
―144― ―145―

KWT-1

炉壁

①外観写真

②埋込み試料

③×15　ガラス原料付着なし

④硬度圧痕　500ｇｆ

ガラス(非晶質珪酸塩）

製鉄炉・炉壁の可能性

KWT-2

マグネタイト系遺物

⑤外観写真

⑥埋込み試料

⑦×15 外周部 風化ファヤライト

654Hv

①

③ ④

⑤ ⑥

③④②

⑦×15　外周部　風化ファヤライト

⑧⑦の拡大

⑨ウスタイト凝集

⑩硬度圧痕　100ｇｆ　ウスタイト

Photo.1　顕微鏡組織

465Hv

⑦ ⑧

⑨ ⑩

⑨⑩

⑦⑧

顕微鏡組織
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KWT-3

椀形鍛冶滓

①外観写真

②埋込み試料

③外縁部

風化ウスタイト（ブドウ房状）

④硬度圧痕　100ｇｆ

ウスタイト

KWT-4

含鉄中型椀形鍛冶滓

⑤外観写真

⑥埋込み試料

⑦×15 ⑧棒状鉄器断面

418Hv

①

③ ④

⑤ ⑥

③ ④

⑨⑩

②

⑦×15　⑧棒状鉄器断面

ゲーサイト　⑧右上ファヤライト

⑨ウスタイト凝集

⑩硬度圧痕　100ｇｆ　ウスタイト

Photo.2　顕微鏡組織

439Hv

⑦ ⑧

⑨ ⑩

⑦⑧

顕微鏡組織
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KWT-5

鍛冶滓

①外観写真

②埋込み試料

③×15～⑥　ゲーサイト

棒状鉄器断面：接点ファヤライト

⑦⑧ウスタイト中金属鉄（α鉄）

⑨ウスタイト凝集

⑩硬度圧痕　100ｇｆ　ウスタイト

① ②

③ ④

⑤ ⑥

③～⑥

⑦～⑩

Photo.3　顕微鏡組織

449Hv

⑦ ⑧

⑨ ⑩

顕微鏡組織
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KWT-6

鍛冶滓

①外観写真

②埋込み試料

③×15　④棒状鉄器断面

接点：ファヤライト・ウスタイト

⑤×15　棒状鉄器断面

⑥硬度圧痕　100ｇｆ　ウスタイト

407Hv

① ②

③ ④

⑤ ⑥

③④

⑤

⑥

KWT-7

羽口

⑦外観写真

⑧埋込み試料

⑨×15　溶融ガラス

（非晶質ガラス珪酸塩）

⑩×15　胎土、粘土鉱物

（セリサイト）

Photo.4　顕微鏡組織

407Hv

⑦ ⑧

⑨ ⑩

⑨

⑩

顕微鏡組織
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KWT-8①粒状滓様遺物　１．外観写真 ２．外層ヘマタイト、中間層マグネタイトなし ３．ウスタイト+ファヤライト　鍛冶滓屑

KWT-8②　粒状滓様遺物　１．外観写真 ２．外層ヘマタイト、中間層マグネタイトなし ３．ウスタイト（粒内析出物）+ファヤライト　鍛冶滓屑

KWT-8③粒状滓様遺物　１．外観写真 ２．外層ヘマタイト、中間層マグネタイトなし ３．非晶質ガラス　鍛冶滓屑

KWT-8④粒状滓様遺物　１．外観写真 ２．外層ヘマタイト、中間層マグネタイトなし ３．セリサイト　粘土屑

KWT-8⑤粒状滓様遺物　１．外観写真 ２．外層ヘマタイト、中間層マグネタイトなし ３．セリサイト　粘土屑

Photo.5　顕微鏡組織顕微鏡組織
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KWT-9①鍛造剥片　１．外観写真 ２．王水etch 3層分離剥片 ３．外層ヘマタイト、中間層ウスタイト、内層ヘマタイト

KWT-9②鍛造剥片　１．外観写真 ２．王水etch 3層分離剥片 ３．外層ヘマタイト、中間層ウスタイト、内層ヘマタイト

KWT-9③鍛造剥片様遺物　１．外観写真 ２．王水etch 鉄片酸化物 ３．鉄片酸化物

KWT-9④鍛造剥片様遺物　１．外観写真 ２．王水etch 鉄片酸化物 ３．鉄片酸化物

KWT-9⑤鍛造剥片様遺物　１．外観写真 ２．王水etch ガラス片 ３．ガラス片

Photo.6　顕微鏡組織顕微鏡組織
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KWT-10

椀形滓

④外観写真

⑤埋込み試料

⑥×15　⑦棒状鉄器断面

接点：ウスタイト

⑧×15　⑨棒状鉄器断面

接点：ファヤライト、ウスタイト

⑩ウスタイト　⑪硬度圧痕　100ｇｆ

④ ⑤

⑥ ⑦

KWT-9⑥鍛造剥片様　１．外観写真 ２．王水etch 粘土焼成物 ３．粘土焼成物

⑪

⑥⑦⑩

⑧⑨

Photo.7　顕微鏡組織

454Hv

⑧ ⑨

⑩ ⑪

顕微鏡組織
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KWT-11

椀形滓

①外観写真

②埋込み試料

③×15　ファヤライト

④硬度圧痕　300ｇｆ

ファヤライト

KWT-12

椀形鍛冶滓

⑤外観写真

⑥埋込み試料

⑦×15 ファヤライト中にウスタイト少量

634Hv

① ②

③ ④

⑤ ⑥

③④

⑦×15　ファヤライト中にウスタイト少量

⑧⑨　⑦の拡大

⑩硬度圧痕　100ｇｆ

230Hv　異状値

665Hv：ヘルシナイト、432Hv：ウスタイト

Photo.8　顕微鏡組織

432Hv

665Hv

230Hv

⑦ ⑧

⑨ ⑩

⑦～⑩

顕微鏡組織
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KWT-13

椀形鍛冶滓

①外観写真

②埋込み試料

③ウスタイト+ファヤライト

④硬度圧痕　100ｇｆ

ウスタイト

KWT-14

小型椀形鍛冶滓

⑤外観写真

⑥埋込み試料

⑦×15 鉄片断面

443Hv

① ②

③ ④

⑤ ⑥

③④

⑦⑧
⑦×15　鉄片断面

⑧⑦の拡大　接点：ウスタイト

⑨×15　鉄片断面孔

⑩⑨の拡大

鉄片接点：ウスタイト

Photo.9　顕微鏡組織

⑦ ⑧

⑨ ⑩

⑨⑩

顕微鏡組織
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KWT-15

鍛冶滓

①外観写真

②埋込み試料

③×15　棒状鉄器断面

④⑤　③の拡大

接点：ファヤライト、ウスタイト

⑥硬度圧痕　100ｇｆ

ウスタイト

① ②

③ ④

⑤ ⑥

③～⑤

⑥

KWT-16

ガラス質滓

⑦外観写真

⑧埋込み試料

⑨×15　炉壁溶融物か

石英間隙のガラス

⑩⑨の拡大

Photo.10　顕微鏡組織

477Hv

⑦ ⑧

⑨ ⑩

⑨⑩

顕微鏡組織
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KWT-17

鉄塊系遺物

①外観写真

②埋込み試料

③×15　no etch ④×15 etch

⑤～⑧　④の拡大

⑨木炭片（松炭か）

⑩硬度圧痕　100ｇｆ

過共析鋼（＞0.77％C)

① ②

③ ④

⑤ ⑥

⑨

③～⑧⑩

Photo.11  顕微鏡組織

257Hv

⑦ ⑧

⑨ ⑩

顕微鏡組織
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KWT-18

鉄塊系遺物

①外観写真

②埋込み試料

③×15　no etch ④etch 

⑤⑥　④の拡大　金属鉄

⑤⑥硬度圧痕　200ｇｆ

⑤低炭素域：パーライト少量

⑥高炭素域：＜0.77％C

① ②

③ ④

⑤ ⑥

③～⑥

KWT-19

鍛冶滓

⑦外観写真

⑧埋込み試料

⑨×15　棒状鉄器断面

接点：ファヤライト

⑩硬度圧痕　200ｇｆ

ファヤライト

Photo.12　顕微鏡組織

131Hv 212Hv

557Hv

⑦ ⑧

⑨ ⑩

⑨⑩

顕微鏡組織
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KWT-20

鍛冶滓

①外観写真

②埋込み試料

③×15　棒状鉄器断面

④③の拡大

硬度圧痕　100ｇｆ

接点：ウスタイト

447Hv

① ②

③ ④

⑤ ⑥

③～⑥

KWT-21

羽口

⑦外観写真

⑧埋込み試料

⑨×15　溶融ガラス表面

⑩⑨の拡大

ガラス中のマグネタイト

Photo.13　顕微鏡組織

⑦ ⑧

⑨ ⑩

⑨⑩

顕微鏡組織
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KWT-4

COMP

×600
Fe

Al Si

・
1

・ 2

・ 3

・4
・ 5

Photo.14　ＥＰＭＡ調査

O
Element 1 2 3 4
Na2O - 0.059 - 0.119
P2O5 - - 0.117 0.462 Element 5

F - - - -   O -
Cr2O3 - - 0.030 -   P -

S 0.017 - - 0.054   S -

MgO 0.127 0.253 1.932 0.025   V 0.012
K2O 0.064 0.015 0.201 6.299   Mn 0.019
Al2O3 1.269 1.083 0.784 21.285   Fe 87.149

CaO 0.099 - 1.619 11.588   Co 0.310
SiO2 0.604 0.268 31.372 40.628   Ni 2.897
TiO2 0.608 0.334 0.059 0.355   Cu 0.032

MnO 0.072 0.071 0.250 0.026   Zn -

FeO 92.004 94.483 64.006 18.844   As 0.004
ZrO2 - - 0.048 0.052   Sb -
V2O3 0.111 0.041 0.128 0.007   Pb 0.060

CuO 0.058 - - 0.126   Ag -

SrO 0.040 0.031 0.313 0.772   Ti 0.045

Total 95.073 96.638 100.859 100.642   Total 90.528
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KWT-17-①

Fe

O

COMP

×1500

・5

・ 6

Element 5 6
Na2O - 0.022
P2O5 - 2.213

F - 0.124
Cr2O3 - 0.049

S - 0.317

MgO 0.326 0.635
K2O - 2.956
Al2O3 0.423 8.284

CaO - 10.006
SiO2 0.173 37.829
TiO2 0.100 0.007

MnO 0.086 0.103

Photo.15　ＥＰＭＡ調査

FeO 94.568 38.527
ZrO2 0.045 -
V2O3 0.012 0.055

CuO 0.004 0.068

SrO - 0.767

Total 95.737 101.910
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KWT-17-②

Fe

Si O

COMP

×1000 ・
7

・
8

・ 9

・10

Photo.16　ＥＰＭＡ調査

Element 7 8 9 10
Na2O 0.008 0.047 0.012 -
P2O5 0.008 0.063 0.002 1.181

F - - - 0.427
Cr2O3 0.044 - 0.030 0.052

S - 0.001 - 0.162

MgO 0.755 0.320 0.574 0.771
K2O 0.035 - 0.003 3.184
Al2O3 0.926 1.061 0.485 9.475

CaO 1.473 - - 23.169
SiO2 1.566 1.448 0.078 40.178
TiO2 0.019 0.055 0.062 0.057

MnO 0.166 0.061 0.080 0.076

FeO 80.263 87.458 94.347 24.115
ZrO2 0.003 - 0.018 0.105
V2O3 - - 0.023 -

CuO 0.004 0.119 - -

SrO - 0.079 - 1.000

Total 85.270 90.712 95.714 103.772
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KWT-18-①

Fe

Al Si

COMP

×1000

・
11

12

Photo.17　ＥＰＭＡ調査

Ti
Element 11 12
Na2O 0.017 0.006
P2O5 0.242 1.841

F - -
Cr2O3 0.160 0.070

S 0.034 0.351

MgO 0.837 1.202
K2O 0.539 2.902
Al2O3 7.861 7.632

CaO 1.102 6.535
SiO2 4.232 33.133
TiO2 11.726 1.081

MnO 1.065 1.499

FeO 60.158 42.854
ZrO2 - 0.077
V2O3 0.448 0.014

CuO - 0.147

SrO 0.073 0.705

Total 88.494 100.049
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KWT-18-②

Fe

Si O

COMP

×1000 ・

・

・

・

13

14

15

16

Photo.18　ＥＰＭＡ調査

Element 13 14 15 16
Na2O - 0.107 - -
P2O5 0.009 - - 0.779

F - - - -
Cr2O3 - - - 0.040

S 0.014 0.019 0.001 0.796

MgO 0.062 0.453 0.332 -
K2O - - - -
Al2O3 0.466 0.079 0.472 8.668

CaO - - - -
SiO2 0.286 0.171 0.094 24.550
TiO2 0.088 0.032 0.087 0.047

MnO 0.244 1.892 1.552 0.089

FeO 83.129 86.868 92.198 48.218
ZrO2 0.030 - - 0.045
V2O3 0.017 - - 0.019

CuO 0.040 - - -

SrO 0.017 - 0.004 0.277

Total 84.402 89.621 94.740 83.528
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図　　版





図版１

１　調査区周辺全景（真上から）　

2　調査地遠景（東から）　



図版 2

１　調査区全景（真上から）　

2　調査区東側全景（真上から）　



2　古墳全景２（南西から）

図版 3

１　古墳全景１（真上から）



１　古墳検出状況（南西から）

２　墓道土層（南西から）

３　墓道土器出土状況（東から）

図版４



１　墓道（南西から）

２　墓道・前庭部（北東から）

図版５



１　羨道左側壁（東から）

２　羨道右側壁（西から）

図版６



図版７

前門右袖石背面（北から）



図版８

前
門
（

北
東

か
ら
）



図版９

前
門
（

南
西
か
ら
）



１　前室左側壁（南から）

２　前室右側壁（南西から）

図版１０



１　前室左側壁（南から）

２　玄門左袖石側面（南東から）

図版１１



図版１２

玄
室
玄
門
（

南
西
か
ら
） 　



図版１３

玄
室
玄
門
背
面
（

北
東

か
ら
） 　



図版１４

玄室玄門左袖石１（南から）　



図版１５

玄室玄門左袖石２（北から）　



図版１６

玄室玄門右袖石１（西から）　



図版１７

玄室玄門右袖石２（北西から）　



図版１８

玄
室

左
側

壁
１
（

南
東

か
ら
） 　



図版１９

玄
室

左
側

壁
２
（

南
東

か
ら
） 　



図版２０

玄
室

右
側

壁
１
（

北
西
か
ら
） 　



図版２１
玄

室
右

側
壁
２
（

北
西
か
ら
） 　



図版２２

　
玄

室
奥

壁
（

南
西
か
ら
） 　



図版２３

１　玄室（北東から）

２　前室（南西から）



図版２４

１　前室出土遺物１（北西から）　

２　前室出土遺物２（北東から）



図版２５

１　前室出土遺物３（西から）

２　前室出土遺物４（北から）



図版２６

１　右外周溝（西から）　

２　右外周溝出土土器（西から）　

３　右墳丘出土土器（西から）　



３　右内周溝出土土器１（北から）　

２　右内周溝（西から）　

１　左外周溝（西から）　

図版２７



図版２８

２　左内周溝及び土層（南から）　

３　左内周溝出土土器（西から）

１　右内周溝出土土器（西から）　



１左　右墳丘土層（北東から）　

２右　左墳丘土層（北東から）　

図版２９



１　３０号掘立柱建物跡（南から）　

２　３１号掘立柱建物跡（南から）

図版３０


