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図187 No.１内面のスペクトル 図188 No.１外面のスペクトル

図189 No.２内面のスペクトル 図190 No.２外面のスペクトル

図191 No.３内面のスペクトル 図192 No.３外面のスペクトル



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

図193 No.４内面のスペクトル 図194 No.４外面のスペクトル

図195 （参考）現生漆のスペクトル 図196 （参考）現生柿渋のスペクトル

図197 No.１内面のデータ 図198 No.１外面のデータ



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.1 No.1 No.2 No.2 No.3 No.3 No.4 No.4
C 8.51 63.63 65.3 63.52 39.88 62.48 65.28 56.47
O 12.76 18.53 19.29 4.91 17.72 18.09 16.58

Na 0.15
Mg 0.14
Al 0.2 0.13 0.18
S 12.08 3.53 2.23 2.22 7.56 2.74 2.19 3.43

Ca 0.32 1.05 1.22 0.6 0.44 0.35
Fe 0.95 1 1.7
Hg 79.41 19.61 12.76 13.75 47.65 15.32 12.88 21.28

図199 No.２内面のデータ 図200 No.２外面のデータ

図201 No.３内面のデータ 図202 No.３外面のデータ

図203 No.４内面のデータ 図204 No.４外面のデータ



 

  

       

       

       

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 
 
 



 

 



 
 
 
 
 
 



 



 















 





















 











 









































SD03 漆碗検出状況
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