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断層 

完新統沖積層 
更新統段丘堆積層 
鮮新統 矢 田 川 累層 
鮮新統瀬戸陶土層 
中 新統品野層 

中 ・ 古生層 
領家花崗岩類 

猿 投 山 北断層 

笠原断層 

瀬戸市史編纂委員会1986『瀬戸市史』資料編二自然および 
愛知県1997『愛知県活断層アトラス』を引用一部改編 

上品野E窯跡
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no. 遺跡名 時期

1 上品野E窯跡/桑下城跡 14世紀/室町～戦国
2 上品野向橋南遺跡 中世～近世
3 中洞遺跡 縄文～中世
4 大洞遺跡 弥生
5 上品野遺跡 旧石器～近世
6 中品野遺跡 縄文～近世
7 上品野蟹川遺跡 縄文～近世
8 西窯1号窯跡 大窯1
9 桑下窯跡 古瀬戸後期IV新
10 桑下東窯跡 大窯１後半～２前半
11 上品野桑下B遺跡 中世～近世
12 上品野桑下A遺跡 中世～近世
13 菩提寺遺跡 中世
14 上品野西金地遺跡 中世～近世
15 上品野東山遺跡 中世～近世
16 上品野一ノ瀬南遺跡 中世～近世
17 上品野一ノ瀬遺跡 中世～近世
18 上品野丸山窯跡 古瀬戸後期II・III
19 品野城跡 室町～戦国
20 上品野A窯跡 山茶碗10型式・古瀬戸後期（II）かIII
21 宇トゲ窯跡 山茶碗10型式・古瀬戸後期II
22 中洞窯跡 山茶碗8型式・古瀬戸中期I
23 品野中部遺跡 縄文～近世
24 鳥原遺跡 古代～近世
25 井山古墳 古墳
26 浄源寺西窯跡 近代,磁器
27 鶯窯跡 9型式・古瀬戸中期IV、後期II～III古
28 浄源寺遺跡 19世紀
29 浄源寺境内遺跡 19世紀
30 鳥原縄文遺跡 縄文
31 窯町E窯跡 連房式登窯4～6、9・10小期
32 窯町C窯跡 連房式登窯1・2、5～10小期
33 窯町B窯跡 連房式登窯4～6、11小期
34 窯町A窯跡 連房式登窯1小期
35 円六窯跡 大窯1
36 品野馬場窯跡 19世紀,陶器
37 山崎城跡 中世
38 落合城跡 中世
39 品野町八丁目A窯跡 19世紀,磁器
40 勘助窯跡 大窯2後半～3前半
41 落合橋南遺跡 縄文～近世
42 品野西遺跡 縄文～近世
43 落合窯跡 大窯3前半
44 天白1号墳 古墳
45 品川北7・8号窯跡 山茶碗9・10型式・古瀬戸中期転用？
46 品川北6号窯跡 山茶碗7型式
47 品川北1・2号窯跡 山茶碗7・8型式・古瀬戸中期I
48 八床7・8号窯跡 山茶碗6・7型式・古瀬戸前期IIb
49 八床6号窯跡 山茶碗
50 八床5号窯跡 山茶碗6型式
51 八床11・12号窯跡 山茶碗6・7型式・古瀬戸前期IIa

no. 遺跡名 時期

I

I

52
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65
66
67
68
69
70
71

72
73

74
75

76

77
78

79
80

81

82
83
84
85
86
87
88
89

90

八床13・14号窯跡
八床18号窯跡
八床2号窯跡
八床21号窯跡
阿弥陀峰城跡
五位塚北窯跡
五位塚古墳
五位塚F窯跡
五位塚E窯跡
五位塚G窯跡

五位塚H窯跡

五位塚D窯跡

五位塚B窯跡
五位塚C窯跡
境1・2号窯跡
五位塚A窯跡
境3号窯跡
境4号窯跡
境5号窯跡
殿原窯跡

馬ヶ城C窯跡
馬ヶ城D窯跡

馬ヶ城B窯跡
馬ヶ城A窯跡

馬ヶ城F窯跡

針原窯跡
奥白根窯跡/サカイ窯跡

馬ヶ城E窯跡
馬ヶ城D窯跡

保手窯跡

帆立北窯跡
唐三郎窯跡
窯元B窯跡
仙左衛門窯跡
馬ヶ城P窯跡
馬ヶ城N窯跡
井守沢A窯跡
銭亀窯跡

銭東C窯跡

山茶碗7型式
古瀬戸後期III ・IV古
山茶碗6型式・古瀬戸前期II
山茶碗
中世
山茶碗5新・6型式・古瀬戸前期II
古墳
古瀬戸前期II
山茶碗8型式・古瀬戸前期II・III
山茶碗（8）・9型式・古瀬戸中期IV,後期

山茶碗7～9型式・古瀬戸前期II・III・
（IV）
山茶碗7・8型式・古瀬戸前期II・（III・
IV）
山茶碗8型式・古瀬戸前期II～中期I
山茶碗7・8型式・古瀬戸前期III・IV
山茶碗7・8型式・古瀬戸前期II・III
山茶碗6・7型式・古瀬戸前期II
不明
山茶碗6型式・古瀬戸前期II
山茶碗
山茶碗7・8主型式・古瀬戸（前期III）・
V,（中期IV）,後期I
山茶碗7型式・古瀬戸前期III・（IV）
山茶碗7・8型式・古瀬戸前期（II）・
III・（IV）
山茶碗7型式・古瀬戸前期II・III
山茶碗8・9型式・古瀬戸（中期IV）,後
期I
山茶碗8・9型式・古瀬戸前期III・IV, (中
期IV),後期I
山茶碗7～8型式・古瀬戸中期I・（II）
山茶碗8・9型式・古瀬戸中期I・II/連房
式登窯1小期
山茶碗7・8主型式・古瀬戸前期IV
山茶碗7・8型式・古瀬戸前期（II）・
III・（IV）
山茶碗7～9型式・古瀬戸（前期II）・
III・IV,中期IV,後期I～III
山茶碗7型式
連房式登窯
連房式登窯9・10小期
連房式登窯4、7～11小期
19世紀,陶器
山茶碗7・8型式・古瀬戸前期III・IV
山茶碗7・8型式・古瀬戸前期III・IV
山茶碗7・8型式,片口鉢10型式・古瀬戸
前期III・IV,（中期IV）,後期I～III
山茶碗7・8型式・古瀬戸後期I・II？
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no. 遺跡名 時期

I

no. 遺跡名 時期
91

92

93

94

95
96

97

98
99
100
101
102

103
104

105
106

107
108
109

110
111
112
113
114
115
116

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

銭東B窯跡

銭東A窯跡

大栃C窯跡

大栃窯跡

大栃B窯跡
椿窯跡

萱原窯跡

馬ヶ城M遺跡
五位塚I窯跡
五位塚J遺跡
馬ヶ城J窯跡
馬ヶ城I窯跡

馬ヶ城K窯跡
馬ヶ城H窯跡

馬ヶ城Q窯跡
馬ヶ城I窯跡

馬ヶ城跡
馬ヶ城窯跡
馬ヶ城G窯跡

留林窯跡
瀬戸城跡
馬ヶ城R窯跡
菊畑窯跡
東古瀬戸A窯跡
井守沢C窯跡
井守沢B窯跡

馬ヶ城S窯跡
水源池西窯跡
五位塚K窯跡
夕日3号窯跡
夕日4号窯跡
日影窯
針原C窯跡
五葉窯跡
祢宜窯跡
赤津長根窯跡
神事池窯跡
木下川窯跡
広之田B窯跡
北山南6号窯跡

山茶碗7・8型式,片口鉢10型式・古瀬戸
前期III・IV,中期IV,後期I
山茶碗7・8型式,片口鉢10型式・古瀬戸
（前期III）・IV,（中期IV）,後期I
山茶碗7主・8型式・古瀬戸前期III・
（IV）
山茶碗7・8型式,片口鉢10型式・古瀬戸
前期III・IV,中期IV,後期I・II
山茶碗7・8型式・古瀬戸前期III・（IV）
山茶碗7～9型式・古瀬戸（前期II）～IV,
中期I・IV,後期I～III
山茶碗7・8型式・古瀬戸（前期II）・
III・IV
古代
山茶碗8型式?・古瀬戸前期IV
18世紀
山茶碗8型式・古瀬戸前期IIIかIV
山茶碗8型式・古瀬戸前期II・III,（後
期）
山茶碗7・（8）型式・古瀬戸前期III・IV
山茶碗（7）・8,10型式・古瀬戸（前期
III）,後期II・III
山茶碗7・（8）型式・古瀬戸前期II
山茶碗8型式・古瀬戸前期II・III,（後
期）
中世
山茶碗7型式・古瀬戸前期II・III
山茶碗7主・8,10型式・古瀬戸前期III・
V,後期I
山茶碗7・8型式・古瀬戸前期III・IV
中世
山茶碗8型式・古瀬戸前期III・（IV）
古瀬戸（後期IV古）・新
山茶碗8型式
山茶碗7型式？・古瀬戸前期II・III
山茶碗7～9型式・古瀬戸前期III・IV,
後期I
山茶碗8型式・古瀬戸（前期III）・IV
山茶碗7・（8）型式・古瀬戸前期III？
山茶碗7型式
19世紀,陶器
19世紀,陶器
連房式登窯3～4小期
山茶碗8・9主型式
山茶碗8型式・古瀬戸中期I・II
古瀬戸中期I・II・（III・IV）
山茶碗8・9型式・古瀬戸中期II
山茶碗8型式・古瀬戸中期I～後期II
山茶碗9型式・古瀬戸中期IV,後期I
山茶碗7型式
山茶碗

132

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

148
149
150
151
152
153

萱刈窯跡

曽野F窯跡
曽野G窯跡
曽野B窯跡
余床E窯跡
曽野C窯跡
曽野E窯跡
曽野H窯跡
曽野D窯跡
種成5号窯跡
種成3号窯跡
余床A窯跡
余床F窯跡
余床B窯跡
余床C窯跡
七曲窯跡

北丘C窯跡
北丘A窯跡
北丘B窯跡
広之田A遺跡
上半田川A窯跡
上半田川遺跡

山茶碗8・9型式・古瀬戸中期II,（中期IV
～後期II）
山茶碗7型式
山茶碗9型式
山茶碗8型式
山茶碗6～8型式？
山茶碗8・9型式
山茶碗7主・8型式
山茶碗6～8型式？
山茶碗9型式
山茶碗9型式
不明
山茶碗6～8型式？
19世紀,陶器
山茶碗9型式
山茶碗9型式
山茶碗9型式・古瀬戸中期I～IV、後期
（II）・III
古中(IIIかIV)、後II・III
山茶碗9型式
山茶碗9型式・古瀬戸中期？
中世
近代,磁器
中世～近世
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61-c. 5Y6/1～2灰オリーブ色細砂～極細砂層ラミナあり。
61-b. 5YR4/8赤褐色細砂～極細砂層ラミナあり。
61-a. 7.5YR6/8橙色細砂～極細砂層ラミナあり。
60-c. 2.5Y5～6/6明黄褐色細礫含む細砂層
60-b. 5YR4/8赤褐色細礫含む細砂層
60-a. 7.5YR6/8橙色細礫含む細砂層
59-e. 5Y6/2灰オリーブ色細砂～極細砂層ラミナあり。
59-d．5YR4/8赤褐色細砂～極細砂層ラミナあり。
59-c. 2.5Y6/4～6にぶい黄色細砂～極細砂層ラミナあり。
59-b. 2.5Y6/2灰黄色細砂～極細砂層ラミナあり。
59-a. 7.5Y5/1灰色極細砂～極細砂層ラミナあり。
58-e. 5Y7/2灰白色極細砂～シルト層にぶい黄色極細砂を層状に含む。
58-d. 5YR4/8赤褐色極細砂～シルト層にぶい黄色極細砂を層状に含む。
58-c. 2.5Y6/4～6にぶい黄色極細砂～シルト層にぶい黄色極細砂を層状に含む。
58-b. 2.5Y6/2灰黄色極細砂～シルト層にぶい黄色極細砂を層状に含む。
58-a. 7.5Y5/1灰色極細砂～シルト層にぶい黄色極細砂を層状に含む。
57. 7.5YR5/6明褐色極細砂含むシルト層灰黄色シルト小ブロック含む。
56. 7.5YR5/6明褐色極細砂含むシルト層細礫含む。

51-f. 5Y5/4オリーブ色極細砂～細砂層ラミナあり。
51-e. 5YR4～6/8赤褐色極細砂～細砂層ラミナあり。
51-d. 2.5Y6/8明黄褐色極細砂～細砂層ラミナあり。
51-c. 2.5Y7/4浅黄色極細砂～細砂層
51-b. 10GY4/1暗緑灰色極細砂～細砂層還元焔によりやや硬化。
51-a. 10Y3/1オリーブ黒色粗砂～細礫含むシルト層還元焔により被熱。硬化。

55-c. 2.5Y6/4～6にぶい黄色細砂含む粗砂層細礫多く含む。
55-b. 2.5Y6/2灰黄色細砂含む粗砂層細礫多く含む。
55-a. 7.5Y5/1灰色細砂含む粗砂層細礫多く含む。
54. 10YR6/6明黄褐色細砂含む粗砂層細礫多く含む。

52. 2.5Y5～6/4にぶい黄色シルト～極細砂層ラミナあり。

53-d. 5YR4/8赤褐色シルト～極細砂層ラミナあり。
53-c. 2.5Y6/4～6にぶい黄色シルト～極細砂層ラミナあり。
53-b. 2.5Y6/2灰黄色シルト～極細砂層ラミナあり。
53-a. 7.5Y5/1灰色シルト～極細砂層ラミナあり。

50. 7.5Y7/1灰白色シルト～細砂層
49-c. 2.5YR3/6暗赤褐色細砂層ラミナあり。
49-b. 7.5YR5/8明褐色細砂層ラミナあり。
49-a. 7.5Y3/1オリーブ黒色細砂層ラミナあり。
48. 2.5Y5～6 /6明黄褐色細砂層ラミナあり。
47-c. 2.5YR3/6暗赤褐色シルト～極細砂層
47-b. 7.5YR5/8明褐色シルト～極細砂層
47-a. 7.5Y3/1オリーブ黒色シルト～極細砂層
46. 2.5Y5～6 /6明黄褐色細砂層ラミナあり。
45. 2.5Y7/2灰黄色シルト～極細砂層
44-c. 7.5YR5/8明褐色極細砂～細砂層ラミナ多く含む。
44-b. 7.5Y3/1オリーブ黒色極細砂～細砂層ラミナ多く含む。
44-a. 5BG2/1青黒色極細砂～細砂層ラミナ多く含む。
43-b. 2.5Y6/4にぶい黄色極細砂～細砂層ラミナ多く含む。
43-a. 2.5YR3/6暗赤褐色にぶい黄色極細砂～細砂層ラミナ多く含む。

42-c. 2.5YR3/6暗赤褐色細砂含むシルト層灰白色シルト小ブロック非常に
　多く含む。 

42-b. 7.5YR5/8明褐色細砂含むシルト層灰白色シルト小ブロック非常に多く含む。

42-a. 7.5Y3/1オリーブ黒色細砂含むシルト層灰白色シルト小ブロック非常に
　多く含む。

41. 2.5Y6/6明黄褐色細砂含むシルト層灰白色シルト小ブロック非常に多く含む。
40. 7.5YR5/6明褐色粗砂～細礫含むシルト層
39-c. 7.5YR5/8明褐色細砂～シルト層ラミナあり。
39-b. 7.5Y3/1オリーブ黒色細砂～シルト層ラミナあり。
39-a. 5BG2/1青黒色細砂～シルト層ラミナあり。
38-b. 2.5Y7/2灰黄色細砂～シルト層ラミナあり。
38-a. 2.5YR3/6暗赤褐色細砂～シルト層ラミナあり。
37-c. 7.5YR5/8明褐色細砂層ラミナあり。
37-b. 7.5Y3/1オリーブ黒色細砂層ラミナあり。
37-a. 5BG2/1青黒色細砂層ラミナあり。
36-b. 10YR5～6/6明黄褐色細砂層ラミナあり。
36-a. 2.5YR3/6暗赤褐色細砂層ラミナあり。
35. 5Y6/2灰オリーブ色細砂～極細砂層ラミナ顕著に発達。
34. 7.5Y6/2灰オリーブ色シルト～極細砂層ラミナあり。
33. 5Y6/2灰オリーブ色極細砂層ラミナあり。
32. 7.5YR5/8明褐色シルト～極細砂層ラミナあり。

12-a. 5YR5/8明赤褐色細砂多く含む粗砂～細礫層にぶい黄褐色極細砂
　ラミナ状に含む。

9-c. 10YR5/4～6にぶい黄褐色中砂少量含む細砂層細礫・にぶい黄色細砂・明褐
　色シルトブロック多く含む。

9-b.  5YR4/4にぶい赤褐色中砂少量含む細砂層細礫・にぶい黄色細砂・明褐色シ
　ルトブロック多く含む。

9-a 7.5YR2/1黒色中砂少量含む細砂層細礫・にぶい黄色細砂・明褐色シルトブ
　ロック多く含む。

14-d. 2.5Y7/4浅黄色細砂含む粗砂～極細砂層

13-d. 5Y6/2灰オリーブ色シルト～極細砂層

12-b. 10YR5/6黄褐色細砂多く含む粗砂～細礫層にぶい黄褐色極細砂
　ラミナ状に含む。

8.  2.5Y3/4暗赤褐色極細砂含む細砂層細礫多く、黒褐色細砂小ブロック少量含む。

3.  2.5Y4/2暗灰黄色極細砂含む中砂～細砂層黒色極細砂小ブロック含み、オリー
　ブ褐色・赤褐色細砂小ブロック・窯壁少量含む。

2-c. 10YR5/4にぶい黄褐色極細砂含む細砂層オリーブ黒色・明褐色細砂小ブロッ
　ク含み、細礫少量含む。

2-b. 5Y4/3暗オリーブ色極細砂含む細砂層オリーブ黒色・明褐色細砂小ブロック
　含み、細礫少量含む。

2-a. 2.5Y1.7/1黒色極細砂含む細砂層オリーブ黒色・明褐色細砂小ブロック含み、
　細礫少量含む。

1.  2.5Y7/1灰白色シルト少量含む中砂層黄褐色シルト小ブロック含む。しまりあ
　り。床。上面に黄灰色中砂を多く含む。

7. 10YR5/4にぶい黄褐色極細砂含むシルト層炭化物多く、炭化材含み、赤褐色極
　細砂小ブロック少量含む。020SD埋土。

6.  2.5Y6～7/6明黄褐色シルト少量含む細砂層細礫・黒褐色細砂ブロック含む。

10-b. 10YR4/2灰黄褐色シルト含む細砂層細礫多く含む。還元。
10-a. 5Y3/1オリーブ黒色シルト含む細砂層細礫多く含む。還元。

11-b. 10YR5/6黄褐色シルト少量含む中砂～細砂層にぶい黄褐色細砂ブロック・
　細礫少量含む。

26-d. 2.5Y5/6黄褐色細砂多く含むシルト層明褐色シルト小ブロック含む。
26-c. 5YR4/4にぶい赤褐色シルト～極細砂層ラミナあり。
26-b. 7.5YR5/8 明褐色シルト～極細砂層ラミナあり。
26-a. 5Y3/1オリーブ黒色シルト～極細砂層ラミナあり。還元焔被熱により硬化。
25. 2.5Y6/4にぶい黄色シルト～極細砂層ラミナあり。
24. 2.5Y6/6明黄褐色極細砂～細砂層
23. 5Y6/3～4オリーブ黄色極細砂含むシルト層ラミナあり。
22. 5Y6/2灰オリーブ色極粗砂～極細砂正級化構造。最下層に沈鉄あり。
21. 10YR6/8明黄褐色細砂含む極細砂層ラミナあり。
20. 5Y6/3～4オリーブ黄色極細砂含むシルト層ラミナあり。
19-c. 5YR4/4にぶい赤褐色細砂含む極細砂層暗赤褐色細砂小ブロック含む。
19-b. 7.5YR5/8 明褐色細砂多く含む粗砂～極細砂層細礫多く含む。
19-a. 5Y3/1オリーブ黒色細砂含む極細砂層ラミナあり。還元焔被熱により硬化。
18-c. 5YR4/4にぶい赤褐色細砂含む極細砂層暗赤褐色細砂小ブロック含む。
18-b. 7.5YR5/8 明褐色細砂多く含む粗砂～極細砂層細礫多く含む。
18-a. 5Y3/1オリーブ黒色細砂含む極細砂層ラミナあり。還元焔被熱により硬化。
17. 5Y5～6/2灰オリーブ色細砂含む極細砂層ラミナ顕著に発達。

31. 10YR5/6黄褐色粗砂～細砂層正級化構造。最下層に沈鉄層あり。
30-b. 7.5YR5/8 明褐色細砂層ラミナあり。
30-a. 5Y3/1オリーブ黒色細砂層ラミナあり。
29. 2.5Y6/6明黄褐色細砂層ラミナあり。
28-b. 5YR4/4にぶい赤褐色細砂～極細砂層ラミナあり。
28-a. 5Y3/1オリーブ黒色細砂～極細砂層ラミナあり。
27. 10YR5/8黄褐色細砂～極細砂層ラミナあり。

14-c. 5YR4/8赤褐色細砂含む粗砂～極細砂層
14-b. 10YR5/8黄褐色細砂含む粗砂～極細砂層
14-a. 5Y5/1灰色細砂含む粗砂～極細砂層

13-c. 5YR4/8赤褐色シルト～極細砂層
13-b. 10YR5/8黄褐色シルト～極細砂層
13-a. 5Y5/1灰色シルト～極細砂層

16-c. 5YR5/6明赤褐色中砂含む粗砂～極細砂層ラミナあり。
16-b. 10YR5/8黄褐色中砂含む粗砂～極細砂層ラミナあり。
16-a. 5Y5/1灰色中砂含む粗砂～極細砂層ラミナあり。
15. 5Y7/4浅黄色中砂含む粗砂～極細砂層ラミナあり。下位に沈鉄層あり。

11-a. 2.5YR3/6暗赤褐色シルト少量含む中砂～細砂層にぶい黄褐色細砂ブロック
　・細礫少量含む。 

4. 5Y6/1～2灰オリーブ色細砂層
5. 10YR5/4にぶい黄褐色極細砂含む細砂層細礫・黄褐色細砂小ブロック
　少量含む。

10-c. 5Y4/8赤褐色シルト含む細砂層細礫多く含む。還元。
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56. 2.5Y4/2暗灰黄色極細砂少量含む中砂～細砂層明炭化材・炭化物非常に多く、黄褐色細砂ブロック多く、焼土・遺物少量含む。
55. 2.5Y5/3黄褐色極細砂少量含む中砂～細砂層明褐色細砂ブロック・炭化物・遺物少量含む。
54. 2.5Y5/3黄褐色極細砂含む細砂層炭化物多く、明褐色シルトブロック含む。
53. 2.5Y5/3黄褐色中砂多く含む細砂層炭化物少量含む。
52. 7.5YR5/6明褐色極細砂含む細砂層黄褐色細砂ブロック・遺物・窯壁多く含む。
51. 10YR5～6/6黄褐色極細砂含む細砂層炭化物・細礫少量含む。
50. 2.5Y5/4～6黄褐色極細砂含む細砂層オリーブ褐色細砂小ブロック含み、炭化物少量含む。

5. 7.5YR5/6明褐色シルト少量含む細砂層細礫・焼土少量含む。
4. 7.5YR5/6～8明褐色シルト多く含む細砂層細礫含む。
3. 7.5YR5/6～8明褐色シルト含む細砂層細礫多く、炭化物少量含む。
2. 7.5YR5/6～8明褐色シルト含む細砂層細礫含み、炭化物・焼土少量含む。
1. 7.5YR5/6明褐色シルト多く含む細砂層細礫多く、炭化物少量含む。

002SX（前庭部）

012SK

001SY（窯体内埋土 床面直上まで）

25．5YR4～5/6明褐色極細砂少量含む細砂層黄褐色・明褐色細砂ブロック多く含む。

31. 7.5YR5/6～8明褐色極細砂含む細砂層ラミナあり。
30. 7.5YR5/6～8明褐色極細砂含む細砂層ラミナ発達。
29. 7.5YR5/6～8明褐色極細砂含む細砂層ラミナ発達。
28. 7.5YR5/6～8明褐色極細砂含む細砂層窯壁少量含む。ラミナあり。
27. 7.5YR5/6明褐色シルト少量含む細砂層焼土少量含む。上部に空洞あり。

24. 2.5Y5/6黄褐色シルト少量含む細砂層焼土含み、窯壁少量含む。
23. 2.5Y5/6黄褐色シルト少量含む細砂層細礫含み、焼土少量含む。
22. 2.5YR5/6明赤褐色極細砂少量含む細砂層黄褐色・明褐色細砂ブロック・窯壁多く、焼台・遺物含む。
21. 7.5YR5/6明褐色シルト少量含む細砂層遺物多く、細礫・焼土少量含む。
20. 2.5Y5/6黄褐色極細砂含む細砂層焼土多く、窯壁少量含む。
19. 7.5YR5/6明褐色細砂多く含むシルト層黄褐色細砂ブロック非常に多く、細礫含み、焼土・窯壁少量含む。
18. 10YR5/6黄褐色極細砂含む細砂層明褐色細砂小ブロック・細礫含み、焼土含む。
17. 10YR5/6～6明黄褐色極細砂少量含む細砂層細礫・にぶい黄褐色細砂ブロック含む。
16. 7.5YR5/6明褐色細砂多く含むシルトと10YR5/6黄褐色シルト少量含む細砂の混土層焼土・窯壁少量含む。
15. 8.75YR5/6～8明褐色細砂多く含むシルト層焼土多く、細礫多く含む。

13. 10YR5/6黄褐色シルト少量含む中砂層焼土・窯壁含み、炭化物少量含む。

11. 10YR5/4～6にぶい黄褐色シルト少量含む細砂層明褐色細砂ブロック・炭化物・細礫少量含む。
12. 7.5YR5/6明褐色シルト少量含む細砂層にぶい黄褐色細砂大ブロック多く、細礫少量含む。

8. 7.5YR5/6明褐色極細砂含む細砂層
7. 7.5YR5/6明褐色極細砂少量含む細砂層炭化物少量含む。
6. 10YR4/4～6褐色極細砂少量含む細砂層黄褐色細砂ブロック・細礫・炭化物少量含む。

10. 10YR5/6黄褐色シルト極少量含む細砂層細礫明褐色シルト小ブロック含む。根攪乱により一部グライ化。
9. 10YR4/4～6褐色極細砂少量含む細砂層黄褐色シルトブロック・炭化物少量含む。

26. 2.5YR5/6明赤褐色極細砂少量含む細砂層黄褐色・明褐色細砂ブロック・窯壁多く含む。

14. 10YR5/6黄褐色シルト少量含む中砂層焼土・窯壁含み、炭化物少量含む。

41. （基盤層）10YR5/4～6にぶい黄褐色シルト含む細砂層細礫多く含む。
42. 10YR5/6黄褐色シルト少量含む中砂～細砂層にぶい黄褐色細砂ブロック・細礫少量含む。

40. 7.5YR5/6明褐色シルト含む細砂層焼土・細礫含む。
39. 7.5YR5/6～8明褐色極細砂含む細砂層ラミナ発達。
38. 5YR4～5/6明褐色シルト少量含む細砂層焼土主体。細礫多く、黄褐色細砂小ブロック・炭化物少量含む。
37. 7.5YR5/6明褐色シルト少量含む細砂層細礫含み、焼土少量含む。
36. 7.5YR5/6明褐色シルト含む細砂層黄褐色細砂小ブロック・焼土少量含む。
35. 10YR5/6黄褐色シルト少量含む細砂層明褐色細砂小ブロック少量含む。
34. 7.5YR5/8明褐色シルト少量含む細砂層細礫少量含む。根あり。
33. 7.5YR5/6明褐色シルト多く含む細砂層炭化物少量含む。
32. 7.5YR5/6～8明褐色極細砂含む細砂層焼土少量含む。ラミナあり。

43. 7.5YR5/6明褐色シルト少量含む細砂層ラミナ多く含む。
44. 10YR5/6黄褐色シルト少量含む細砂層細礫含み、窯壁少量含む。
45. 10YR4/3にぶい黄褐色シルト質砂　炭・焼土ブロックを多く含む。
46. 10YR4/4褐色砂質シルト　炭化物・窯壁・焼土ブロックが混じる。
47. 10YR4/4褐色砂質シルト　焼土が多く混じる。炭化物・山茶碗が入る。
48. 10YR5/6黄褐色粘土質シルト　砂粒が多く混じる。
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202.0
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2.
50
m

202.50m

203.00m

20
3.
00
m

203.50m
203.50m

204.00m

204.00m

204.50m

204.50m

205.00m

205.00m

20
3.0
0m

203.0m

203.5m

202.5m

2.0m0

(S=1/60)

c

c’

a

b’

b

d

d’
e e’

002SX

017SK

019SP

014SD

016SK

2.0m0

(S=1/60)

L=203.0m

L=202.0m

東 西

C C’

19. N1.5/0黒色1cm角の炭化物主体明褐色シルトブロック・灰オリーブ極細砂ブロック含む。
16. 2.5Y5/4黄褐色極細砂含む細砂層遺物・細礫・明褐色シルト小ブロック・焼台・窯壁含む。
15. 2.5Y5～6/4にぶい黄色中砂含む細砂層遺物多く含み、黄褐色シルト小ブロック少量含む。
13. 2.5Y4/2 暗灰黄色極細砂少量含む中砂～細砂層明炭化材・炭化物非常に多く、黄褐色細砂ブロック多く、焼土・遺物少量含む。
11. 2.5Y5/3黄褐色極細砂少量含む中砂～細砂層細礫含み、明褐色細砂ブロック・炭化物少量含む。
9. 2.5Y5/4黄褐色中砂含む細砂層細礫多く、遺物少量含む。
8. 2.5Y5/3黄褐色中砂多く含む細砂層炭化物少量含む。
7. 2.5Y5/3～4黄褐色極細砂少量含む細砂層明褐色シルト小ブロック・炭化物・細礫少量含む。
6. 7.5YR5/6明褐色極細砂含む細砂層黄褐色細砂ブロック・遺物・窯壁多く含む。
5. 2.5Y5/4黄褐色極細砂含む細砂層明黄褐色細砂ブロック含み、明褐色細砂ブロック・炭化物少量含む。
2. 2.5Y5/4～6黄褐色極細砂含む細砂層オリーブ褐色細砂小ブロック含み、炭化物少量含む。

6

1319

16

15 9

137 11

8

2 5
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L=202.0m

a

a’

a a’

1. N1.5/0黒色炭化物層1cm角の炭化物主体。
　明褐色シルトブロック・灰オリーブ色極細砂ブロック含む。

1

017SK

L=203.0m

L=202.0m

a a’

a

a’

トレンチ

1. 10YR5/6黄褐色極細砂含むシルト層径5cmの中礫・細礫含み、
　明褐色シルト小ブロック少量含む。

1

016SK

L=206.0m

L=205.0m

a a’

a

a’

4. 7.5YR5/6明褐色シルト少量含む細砂層細礫・焼土少量含む。
3. 7.5YR5/6～8明褐色シルト多く含む細砂層細礫含む。

2. 7.5YR5/6～8明褐色シルト含む細砂層細礫多く、
　炭化物少量含む。

1. 7.5YR5/6～8明褐色シルト含む細砂層細礫含み、
　炭化物・焼土少量含む。

4

2

1

3

012SK

3. 7.5YR4～5/6褐色シルト少量含む中砂～細砂層明褐色シルト
   ブロック・クサレ礫・細礫少量含む。

2. 7.5YR4/4～6褐色シルト少量含む中砂～細砂層明褐色シルト
   ブロック・クサレ礫少量含む。

1. 10YR4/6褐色シルト少量含む細砂層炭化物・細礫少量含む。

3

2

1

L=20７.0m

L=20６.0m

a a’

a

a’
011SK

b b’

3. 7.5YR4/6褐色 シルト含む細砂層明褐色シルトブロック・炭化物を含む。
2. 7.5YR4～5/6褐色 シルト少量含む細砂層細礫多く含む。
1. 10YR4～5/6褐色 シルト少量含む中砂層褐色細砂ブロックを含み、炭化物を少量含む。

3

2

1

L=206.0m

L=205.0m

L=204.0m

a a’

a

a’

b

b’

009SK

009SK

2.0m0

(S=1/60)
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2.0m0

(S=1/60)

L=203.0m

L=202.0m

北 南

b’b

22. 7.5YR5/6明褐色細砂含むシルト層細礫含む。グライ化により一部灰色に変色。
21. 7.5Y5/2灰オリーブ色シルト多く含む細砂層細礫非常に多く、黄褐色細砂小ブロック多含む。
18. 2.5Y5～6/4黄褐色極細砂少量含む中砂～細砂層細礫多く、灰オリーブ細砂・明褐色シルト小ブロック少量含む。
13. 2.5Y4/2暗灰黄色極細 砂少量含む中砂～細砂層明炭化材・炭化物非常に多く、黄褐色細砂ブロック多く、焼土・遺物少量含む。
12. 2.5Y5/3黄褐色極細砂少量含む中砂～細砂層明褐色細砂ブロック・炭化物・遺物少量含む。
2. 2.5Y5/4～6黄褐色極細砂含む細砂層オリーブ褐色細砂小ブロック含み、炭化物少量含む。

トレンチ トレンチ

22
21
18

石

13

2

12

2.0m0

(S=1/60)
1. 盛土（産業廃棄物含む）

13. 7.5YR5/8明褐色極細砂含むシルト層細礫少量含む。
12. 7.5Y5/2灰オリーブ色シルト多く含む細砂層細礫非常に多く、黄褐色細砂小ブロック多く含む。
11. 2.5Y5/6黄褐色極細砂少量含む中砂～細砂層細礫含み、明褐色シルト小ブロック少量含む。
10. 2.5Y6/4にぶい黄色極細砂少量含む中砂～細砂層細礫多く、灰オリーブ色細砂・明褐色シルト小ブロック少量含む。
9. 2.5Y5～6/4にぶい黄褐色極細砂少量含む細砂層細礫・明褐色シルトブロック含む。C層。
8. 2.5Y6/4にぶい黄色極細砂少量含む中砂～細砂層細礫含む。014SD埋土。
7. 2.5Y5/4～6黄褐色極細砂含む細砂層オリーブ褐色細砂小ブロック含み、炭化物少量含む。B層。(002SX)
6. 2.5Y5/3～4黄褐色極細砂含む細砂層細礫含み、灰色シルト小ブロック少量含む。A層。
5. 2.5Y5/4～6黄褐色極細砂含む細砂層オリーブ褐色細砂小ブロック含む。A層。
4. 2.5Y5/4黄褐色極細砂少量含む中砂～細砂層細礫多く、炭化物極少量含む。A層。
3. 2.5Y4～5/3オリーブ褐色極細砂少量含む中砂～細砂層細礫・炭化物多く、黄褐色細砂ブロック・炭化材・遺物含む。A層。

2. 7.5YR5/6明褐色シルトを少量含む細砂層にぶい黄褐色極細砂小ブロック・黄褐色シルト小ブロック
・炭化物を少量含む。旧表土層、上部は腐植を多く含む。

L=203.0m

L=205.0m

L=204.0m

西 東

13

12

11

10

8

7 9

9

6

3

4 2

5

3

12

1（盛土）
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総破片数 底部残存率
（ /12）

底部残存率
（ /12）総破片数

001SY
002SX
010SX
011SK
014SD
017SK
019SP
020SD

合計

2509
2036
4
2
91
8
1
16

4667

5126
6055
0
0
92
6
0
48

11327

158
104
0
0
0
0
0
3

265

812
922
0
0
0
0
0
27

1761
（943.92個体） （146.75個体）

山茶碗 小皿
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0

5

10

15

20

25

30

35
個数（n254）

角度（°）
16～ 18～ 20～ 22～ 24～ 26～ 28～ 30～ 32～ 34～ 36～ 38～ 40～ 42～ 44～

小型焼台

個数（個） 重量（kg）
1個あたりの残存
重量（kg）

45～ 0
40～ 13 9.49 0.73
35～ 26 19 0.731
30～ 68 50.36 0.741
25～ 62 49.93 0.805
20～ 53 39.68 0.749
15～ 12 9.23 0.769
10～ 0
合計 *234 177.69

角度（°）

（*重量計測は焼台単体のみ）
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27

分炎柱

ダンパー（焼土）

2.0m0

(S=1/40)

E-198
E-200

E-216

31.5

22.5
E-210

E-212

E-205
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分炎柱

分炎棒か

分炎棒か

2.0m0

(S=1/40)

E-209
E-211

E-205

31.5

22.5
E-199

E-201

E-194
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191

192
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198
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202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216
10cm0

(S=1/3)
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217

218

219

220

221

222

10cm0

(S=1/3)
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237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

020SD

017SK

014SD

011SK

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

10cm0

(S=1/3)

(S=1/2)

5.0cm0
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試料
No.

グリット 出土
遺構

遺物No. 種類 樹種 木取り 残存半径
(cm)

残存
年輪数

復元直径
(cm)

備考

1 5F15i 炭サンプルNo.1
d-031

燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 1.0 7 2

2 5F15i 炭サンプルNo.2
d-032

燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 0.9 3 2

3 5F15i 炭サンプルNo.3
d-033

燃料材 マツ属複維管束亜属 割れ - - -

4 5F15i 炭サンプルNo.4
d-034

燃料材 マツ属複維管束亜属 割れ - - -

5 5F15i 炭サンプルNo.5
d-035

燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 0.5 4 3

6 5F15i 炭サンプルNo.6
d-036

燃料材 マツ属複維管束亜属 割れ - - -

7 5F15i 炭　d-913 燃料材 モチノキ属 芯持丸木 2.0 23 4
8 5F15i 炭　d-939 燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 1.5 8 3
9 5F15i d-940 燃料材 モチノキ属 割れ - - -
10 5F15i d-941 燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 1.0 6 2
11 5F16i d-955　A 燃料材 マツ属複維管束亜属 板目 0.4 2 - 板材を再利用か
12 5F16i d-955　B 燃料材 マツ属複維管束亜属 板目 0.3 2 - 板材を再利用か
13 5F16i d-955　C 燃料材 マツ属複維管束亜属 板目 0.7 4 - 板材を再利用か

14 5F17i
東ダンパー棒
炭化材サンプル
d-942

構築材 クスノキ科 割れ - - -

15 5F17i 西ダンパー棒
d-943

- 試料なし - - - -

16 5F15i 炭 燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 0.5 4 1
17 5F15i 炭 燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 1.0 12 2
18 5F15i 炭 燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 0.5 8 1
19 5F15i 炭 燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 0.8 5 2
20 5F15i 炭 燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 1.0 5 2
21 5F15i 炭 燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 0.7 13 2
22 5F15i 炭 燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 1.0 8 2
23 5F15i 炭 燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 0.5 4 1
24 5F15i 炭 燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 1.0 6 2
25 5F15i 炭 燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 0.5 3 1
26 5F15i 炭 燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 1.0 6 2
27 5F15i 炭 燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 0.5 3 1
28 5F15i 炭 燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 0.5 5 1
29 5F15i 炭 燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 0.5 5 1
30 5F15i 炭 燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 0.5 9 1
31 5F15i 炭 燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 1.0 6 2
32 5F15i 炭 燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 1.5 16 3
33 5F15i 炭 燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 1.0 5 2
34 5F15i 炭 燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 1.0 5 2
35 5F15i 炭 燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 1.5 19 3
36 5F15i 炭（水洗用） 燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 1.0 3 2
37 5F15i 炭（水洗用） 燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 0.9 10 3
38 5F15i 炭（水洗用） 燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 1.0 4 2
39 5F15i 炭（水洗用） 燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 1.0 9 2
40 5F15i 炭（水洗用） 燃料材 マツ属複維管束亜属 芯持丸木 1.0 11 2

017SK

002SX

017SK

020SD

001SY
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1c1b1a

2c2b2a

3c3b3a

図版 1　上品野 E窯跡出土炭化材の走査型電子顕微鏡写真

1a-1c. マツ属複維管束亜属 (No.17)　2a-2c. クスノキ科 (No.14)　3a-3c. モチノキ属 (No.7)　

a: 横断面・b: 接線断面・c: 放射断面
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表1　測定試料及び処理

測定番号 遺跡データ 試料データ 前処理

PLD-16774

遺構：020SD
調査区：2SKE10
グリッド：5F16i
遺物No.d-955
その他：100706,操業の最初

試料の種類：炭化材(マツ属複維管束亜属)
試料の性状：部位不明
状態：dry

超音波洗浄
酸・アルカリ・酸洗浄(塩酸:1.2N,水酸化
ナトリウム:1N,塩酸:1.2N)
処理時の知見:900℃5h

PLD-16775

遺構：001SY
調査区：2SKE10
グリッド：5F17i
遺物No.d-942
その他：東ダンパー棒,100629,操業の最後

試料の種類：炭化材(クスノキ科)
試料の性状：部位不明
状態：dry

超音波洗浄
酸・アルカリ・酸洗浄(塩酸:1.2N,水酸化
ナトリウム:1N,塩酸:1.2N)
処理時の知見:900℃5h

PLD-16776

遺構：017SK
調査区：2SKE10
グリッド：5F17i
その他：炭(水洗用),100625

試料の種類：炭化種実(マツ属球果)
状態：dry

超音波洗浄
酸・アルカリ・酸洗浄(塩酸:1.2N,水酸化
ナトリウム:1N,塩酸:1.2N)
処理時の知見:900℃5h

1σ暦年代範囲 2σ暦年代範囲

PLD-16774 1276AD(68.2%)1296AD
1270AD(82.4%)1302AD
1367AD(13.0%)1383AD

PLD-16775 1278AD(68.2%)1297AD
1272AD(73.5%)1305AD
1363AD(21.9%)1385AD

PLD-16776
1298AD(27.5%)1319AD
1352AD(25.5%)1372AD
1378AD(15.1%)1390AD

1290AD(38.4%)1329AD
1340AD(57.0%)1396AD

14 C年代を暦年代に較正した年代範囲暦年較正用年代
測定番号

δ13 C
（‰）

14 C 年代
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遺 構 名 試料No. 偏角(゜E) 伏角(゜) 強度(x10 -3emu) 備    考 統計処理項目 統計値
1 14.4 54.3 1.221
2 13.5 57.4 1.106
3 17.9 63.0 1.264  
4 15.3 53.6 1.431 段階交流消磁
5 12.2 59.4 0.659

上品野E窯 6 18.6 58.6 0.266
7 8.4 61.7 1.975  

150 Oe消磁 8 15.4 61.8 0.923
9 12.5 59.4 1.719
10 15.2 59.0 2.339  
11 17.8 60.5 1.780  
12 7.4 62.9 1.253
13 14.9 56.0 1.525
14 16.2 55.2 1.729  平均磁化強度

15 15.8 59.7 2.607 (x10 -3 emu)

試料数（n）

平均偏角Ｄm（゜E）

平均伏角Ｉm（゜）

15

14.44

58.87

1.61

567.71

誤差角δD（゜）

誤差角δI（゜）

1.45

信頼度計数（ｋ）

3.11
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51

DW

θ

T

θ N

A

B

C
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側壁
（Ａ帯）

品野層
（Ｅ帯）

赤褐色の層
（Ｂ帯）

（ｂ）（ａ）

消失した体積
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E-no. 遺構 器種
口径

（cm）

底径

（cm） （°）

器高1

（碗・

皿,cm）

器高2

（含付着

物,cm）

設置角度
備考 グリット

取り上げ

No

1 001SY 碗 13.7 6.1 5.0 腰部凹み,トチ付着,ヒビ割れ 5F15i d-553

2 001SY 碗 13.5 6.0 5.2 腰部凹み,内外面一部に降灰 5F16i d-232

3 001SY 碗 13.5 6.1 4.9 5.4 腰部凹み無し,トチ付着,内部降灰 5F16i d-076

4 001SY 碗 13.3 6.0 5.2 2～6mmの石含む,腰部凹み,ヒビ割れ 5F16i d-276

5 001SY 碗 13.2 6.0 4.9 5.4 腰部凹み,トチ付着,口縁に降灰,内部溶着痕 5F16i d-615

6 001SY 碗 13.4 6.2 5.3 5.7 腰部凹み,トチ付着,口縁に降灰 5F16i d-427

7 001SY 碗 13.1 6.2 5.2 5.6
3～5mmの砂粒多く含む腰部凹み小,トチ付着,見込にヒ
ビ割れ

5F16i d-156

8 001SY 碗 13.0 6.7 5.2 5.7 3～5mmの砂粒含む,腰部凹み,口縁と体部一部に降灰 5F16i d-086

9 001SY 碗 12.5 6.0 4.9 腰部凹み強,歪み,口縁に降灰 5F16i d-084

10 001SY 碗 13.5 6.2 5.1 やや軟質,腰部凹み強,外面に降灰付着 5F16i d-398

11 001SY 碗 12.8 5.8 4..6 やや軟質,腰部凹み 5F16i d-069

12 001SY 碗 13.0 5.8 5.2 1～3mmの砂粒含む,やや軟質,腰部凹み 5F16i d-065

13 001SY 碗 13.2 6.1 5.1
全体に2～6mmの石含む,腰部凹み強,内面全体の降灰後
小皿溶着痕,再利用品

5F16i d-403

14 001SY 碗 13.3 5.5 5.3 腰部凹み強,内部全面に降灰 5F16i d-606

15 001SY 碗 13.2 6.3 5.5 5.8 やや軟質,腰部凹み強,トチ付着,ヒビ割れ 5F16i d-330

16 001SY 碗 13.1 6.0 5.0 2～6mmの石含む,やや軟質,腰部凹み 5F16i d-523

17 001SY 碗 13.0 6.0 5.0 2mm～5mmの石英含む,やや軟質,腰部凹み,内部に降灰 5F16i d-626

18 001SY 碗 13.3 6.0 5.0 5.3 腰部に凹み,内外にトチ付着,ヒビ割れ 5F16i d-281

19 001SY 碗 12.7 6.1 5.1 5.5 4～5mmの石含む,腰部凹み,歪み 5F16i d-157

20 001SY 碗 13.3 5.7 4.7
2～5mmの石含む,やや軟質,腰部凹み,内部一部に降灰,ヒ
ビ割れ

5F15i d-547

21 001SY 碗 13.1 5.8 4.6 2～5mmの石含む,やや軟質,腰部凹み無し 5F15i d-569

22 001SY 碗 13.8 6.2 5.1 やや軟質,腰部凹み,歪み 5F16i d-129

23 001SY 碗 12.7 6.0 5.0 腰部凹み強,内部にトチ付着,口縁一部に降灰 5F16i d-285

24 001SY 碗 12.6 5.7 4.9 やや軟質,腰部凹み 5F16i d-521

25 001SY 碗 13.4 6.2 4.9 1～6mmの石含む,やや軟質,腰部凹み,ヒビ割れ 5F15i d-544

26 001SY 碗 13.0 6.1 5.2 腰部凹み,口縁一部に降灰,ヒビ割れ 5F15i d-553

27 001SY 碗 13.3 6.1 4.6 5.0 腰部凹み,トチ付着,口縁に降灰 5F16i d-088

28 001SY 碗 13.4 6.0 4.9 5.5 トチ付着、内部に降灰と窯塵,再利用品か？ 5F16i d-202

29 001SY 碗 13.1 5.2 5.8 腰部凹み,内部全面に降灰と窯塵,内外面に粘土？付着 5F16i d-472

30 001SY 碗 12.9 6.2 4.8 腰部凹み強,内部全面に降灰と窯塵 5F16i d-205

31 001SY 碗 13.3 6.0 5.3 腰部凹み,口縁と体部一部に降灰 5F16i d-174

32 001SY 碗 13.4 5.8 5.0 5mmの石英含む,やや軟質,腰部凹み強 5F16i d-352

33 001SY 碗 13.0 5.8 5.4 腰部凹み小,口縁に降灰 5F16i d-093

34 001SX 碗 12.8 5.5 5.4 腰部凹み,ヒビ割れ 5F15i d-315

35 001SY 碗 13.0 6.0 4.8 1～2mmの砂粒含む,腰部凹み,トチ付着 5F16i d-141

36 001SY 碗 13.2 6.2 5.2 やや軟質,腰部凹み 5F16i d-517

37 001SY 碗 13.0 6.0 4.8 5mmの石英含む,腰部凹み,内外にトチ付着,体部に降灰 5F16i d-446

38 001SY 碗 12.8 6.2 5.0 やや軟質,腰部凹み小,見込に窯塵（砂状） 5F16i d-254

39 001SY 碗 13.8 6.1 5.3 3mmの石含む,腰部凹み,口縁に降灰,ヒビ割れ 5F16i d-097

40 001SY 碗 13.1 6.0 5.0 腰部凹み無し,内部全面に降灰後トチ付着,再利用品 5F16i d-169

41 001SY
碗（蓋に使
用）

13.8 6.0 5.2
2～4mmの石英,1～3mmの砂粒含む,腰部凹み,外面全面
に降灰

5F16i d-164

42 001SY 碗 13.1 6.4 4.8 腰部凹み小,見込に窯塵（砂状） 5F16i d-137

43 001SY 碗 13.2 6.0 4.9 腰部凹み,見込に窯塵（砂状）,歪み 5F16i d-324

44 001SY 碗 13.3 6.2 4.7 腰部凹み無し,内部トチ付着,溶着痕,歪み 5F16i d-062

45 020SD 碗 14.0 6.8 4.7 5mmの石粒含む,腰部凹み小 5F16i d-946

46 001SY 碗 13.0 6.3 5.0 腰部凹み,ヒビ割れ 5F16i d-158

47 001SY 碗 13.4 6.0 4.9 2～4mmの石英含む,腰部凹み強,内部全面に降灰 5F15i d-316

48 001SY 碗 12.9 5.7 5.1 やや軟質,腰部凹み 5F15i d-038

49 001SY 碗 13.1 6.4 4.8 やや軟質, 腰部凹み 5F16i d-612

50 001SY 碗 12.5 5.5 4.8 腰部凹み,内部降灰,歪み 5F16i d-105

51 001SY 碗 13.4 6.0 5.0 3mmの石英含む,腰部凹み小 5F16i d-257

52 001SY 碗 13.2 6.1 5.0 やや軟質,腰部凹み 5F16i d-371



E-no. 遺構 器種
口径

（cm）

底径

（cm）

器高1

（碗・

皿,cm）

器高2

（含付着

物,cm）

設置角度
備考 グリット

取り上げ

No

53 001SY 碗 13.4 7.0 4.9 腰部凹み,ヒビ割れ 5F16i d-322

54 001SY 碗 13.0 6.0 5.0
1～2mmの砂粒含む,やや軟質,腰部凹み,見込に窯塵（砂
状）

5F16i d-142

55 001SY 碗 13.7 5.8 5.0 5.6 腰部凹み小,トチ付着,口縁と体部一部に降灰 5F16i d-320

56 001SY 碗 13.3 5.7 5.0 腰部凹み小,トチ付着,口縁と体部一部に降灰,ヒビ割れ 5F15i d-551

57 001SY 碗 13.6 6.1 5.5 やや軟質,腰部凹み小,ヒビ割れ 5F16i d-055

58 001SY 碗 12.8 6.1 4.8 2～7mmの石含む,やや軟質,腰部に凹み,内部に窯塵 5F16i d-264

59 001SY 碗 13.0 5.9 4.8 2～5mmの石含む,腰部凹み小,歪み 5F15i d-929

60 001SY 碗 13.2 5.9 4.8 やや軟質,腰部凹み,ヒビ割れ 5F15i d-926

61 001SY 碗 13.2 6.0 5.1 3～8mmの石含む,やや軟質,腰部凹み小,口縁に降灰 5F16i d-426

62 001SY 碗 13.0 5.3 5.0 5.5
2～4mmの石含む,腰部凹み,トチ付着,内部溶着痕,浅いヒ
ビ

5F16i d-529

63 001SY 碗 13.1 5.9 4.6 腰部凹み,トチ付着,内部に溶着痕,ヒビ割れ 5F15i d-924

64 001SY 碗 13.3 5.0 5.0 5.2
3～5mmの石を全体に含む,腰部凹み,トチ付着,内部に降
灰,歪み

5F16i d-155

65 001SY 碗 13.3 5.5 5.0 腰部凹み,ヒビ割れ 5F15i d-925
66 001SY 碗 13.7 5.8 5.3 腰部凹み,口縁に降灰,ヒビ割れ 5F16i d-286

67 001SY 碗 13.1 5.8 5.2 外面に降灰付着,やや軟質,腰部凹み 5F16i d-420
68 001SY 碗 13.4 6.2 4.9 腰部凹み,内部全面に降灰,ヒビ割れ 5F15i d-508
69 001SY 碗 13.6 5.8 4.8 やや軟質,腰部凹み強 5F15i d-562

70 001SY 碗 13.0 5.8 4.8 1～2mmの砂粒含む,やや軟質,腰部凹み,ヒビ割れ 5F16i d-054

71 001SY 碗 13.4 5.2 5.0 腰部凹み無し,内部全面に降灰と窯塵 5F16i d-046

72 001SY 碗 13.5 6.0 5.0
2mm～6mmの石含む,腰部凹み小,内部体部に降灰,ヒビ
割れ

5F16i d-619

73 001SY 碗 12.9 5.7 5.1 腰部凹み小,内面全体に降灰,ヒビ割れ 5F16i d-410

74 001SY 碗 13.6 5.9 4.7 2～3ｍm位の石英含む,腰部凹み,内部に窯塵 5F16i d-044
75 001SY 碗 13.2 5.8 4.9 3～6mmの石含む,やや軟質,腰部凹み小,ヒビ割れ 5F16i d-515

76 001SY 碗 13.0 5.4 4.5 やや軟質,腰部凹み無し 5F15i d-652
77 001SY 碗 12.5 6.2 5.0 腰部凹み無し,内部全面に降灰後トチ付着,再利用品 5F16i d-053

78 001SY 碗 12.5 6.2 5.0 やや軟質,腰部凹み無し,ヒビ割れ 5F16i d-322
79 001SY 碗 12.5 5.8 4.8 2～6mmの石含む,やや軟質,腰部凹み,ヒビ割れ 5F16i d-329
80 001SY 碗 11.8 5.3 4.3 4.7 2～3mmの石英含む,腰部凹み小,口縁に降灰 5F16i d-337
81 001SY 碗 12.1 5.5 4.8 腰部凹み,内部に溶着痕 5F16i d-321

82 001SY床下 碗 12.5 *3.7 （2次掘り方含炭化物層） 5F16i -

83 001SY床下 碗 13.0 *3.6
（床下含炭化物層）1～2mmの石英含む,やや軟質,破面
一部摩滅

5F16i -

84 001SY床下 碗 5.5 *2.4 （南北断割）腰部に凹み 5F16i -

85 001SY床下 碗 13.1 *3.7 （Cライン含炭化物層）やや軟質 5F16i -
86 001SY床下 碗 14.1 *3.7 （Cライン含炭化物層）5mmの石英含む,ヒビ割れ 5F16i -

87 001SY床下 碗 13.3 5.7 5.0 （床面灰色砂層）腰部凹み,トチ付着,口縁に降灰 5F16i -
88 001SY 碗・焼台 13.0 10.7 21.0 腰部凹み,一部に降灰 5F16i d-139

89 001SY 碗・焼台 13.3 9.3 24.0 腰部凹み無し 5F16i d-399

90 001SY 碗・焼台 13.6 11.0 24.0 腰部凹み小 5F16i d-339

91 001SY 碗・小皿
山茶碗
13.0/

小皿　8.0
碗5.7 7.4 碗2・小皿4、2～5mmの石英含む 5F16i d-349

92 001SY 碗・焼台 13.4 碗6・焼台 5F16i d-580

93 001SY 小皿 8.0 4.8 1.9 見込にヒビ割れ 5F15i d-564

94 001SY 小皿 8.0 5.3 1.9 見込にヒビ割れ 5F15i d-660
95 001SY 小皿 8.0 5.1 1.8 見込に石（不良品） 5F15i d-557

96 001SY 小皿 8.0 5.4 1.8 径7mmの礫含む,やや軟質 5F16i d-241
97 001SY 小皿 7.3 5.2 1.9 ヒビ割れ,破面一部摩滅 5F16i d-114

98 001SY 小皿 7.8 5.1 1.8 （付着物なし） 5F15i d-561
99 001SY 小皿 7.5 5.5 1.7 口縁に降灰 5F16i d-644

100 001SY 小皿 7.7 5.2 1.9 見込に降灰,外面に溶着痕 5F16i d-076

101 001SY 小皿 7.8 5.1 1.7 見込に降灰 5F16i d-702

（°）
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102 001SY 小皿 7.8 4.8 1.7 薄く降灰,見込にヒビ割れ 5F16i d-417

103 001SY床下 小皿 8.1 5.7 1.7 （2次掘り方含炭化物層） 5F16i -

104 001SY 小皿 7.9 5.2 1.8 見込に浅いヒビ割れ,降灰と窯塵少々 5F16i d-396

105 001SY 小皿 7.9 5.2 1.6 見込に降灰 5F16i d-382

106 001SY 小皿 7.9 5.0 1.8 見込に降灰 5F16i d-318

107 001SY 小皿 7.6 5.3 1.5 見込に降灰 5F15i d-661

108 001SY 小皿 7.6 4.9 1.7 口縁に降灰 5F16i d-362

109 001SY 小皿 8.2 5.5 1.7 5.7 見込に降灰と窯塵 5F15i d-042

110 001SY 小皿 8.0 5.2 1.8 2～5mmの石粒含む,口縁に降灰 5F16i d-115

111 001SY 小皿 7.4 5.4 1.8 3～10mmの石含む,ヒビ割れ 5F16i d-154

112 001SY 小皿 -8.2 5.3 1.7 3mmの石含む,やや軟質,見込にヒビ割れ 5F16i d-138

113 001SY 小皿 7.7 4.7 1.7 やや軟質,見込に浅いヒビ割れ 5F16i d-650

114 001SY 小皿 8.0 5.8 1.7 2.1 見込に降灰と窯塵 5F16i d-355

115 001SY 小皿 7.8 5.7 1.7 内部一部に降灰 5F16i d-334
116 001SY 小皿 8.0 5.0 1.7 1～3mmの石英含む,見込にヒビ割れ 5F16i d-510
117 001SY 小皿 8.0 4.5 1.8 口縁に降灰 5F16i d-381

118 001SY 小皿 8.2 5.4 1.8 2.6 見込に降灰と窯塵 5F16i d-526
119 001SY 小皿 7.6 5.7 1.4 石含む,やや軟質 5F16i d-469
120 001SY 小皿 8.1 5.2 1.4 1.9 見込に降灰と窯塵 5F16i d-056

121 001SY 小皿 7.7 5.3 1.5 1.9 見込に降灰と窯塵 5F16i d-107

122 001SY 小皿 7.8 5.6 1.2 1.8 見込に降灰と窯塵 5F16i d-113
123 001SY 溶着小皿 8.0 5.2 2.6 小皿2、見込に降灰と窯塵 5F15i d-313

124 020SD 溶着小皿 幅　8.6 5.3 2.6 小皿2、口縁に降灰 5F16i d-948

125 001SY 溶着小皿 幅　8.6 5.4 2.5 小皿2見込に降灰 5F16i d-704
126 002SX 碗 13.5 6.2 5.1 砂粒含む,やや軟質,腰部凹み小,ヒビ割れ 5F15i d-530

127 002SX 碗 12.7 6.5 5.0 7mmの石含む,腰部凹み,トチ付着,歪み,内溶着痕 5F15i d-674

128 002SX 碗 12.6 6.0 5.2 2～6mm位の石英含む,腰部凹み,トチ付着,歪み,ヒビ割れ 5F15i d-550
129 002SX 碗 13.3 6.0 5.3 腰部凹み強,トチ付着,口縁と内部に降灰と窯塵 5F15i d-861

130 002SX 碗 13.3 6.0 4.8 腰部凹み強,トチ付着,口縁に降灰 5F15i d-875
131 002SX 碗 13.0 6.3 5.3 5mmの石英含む,腰部凹み,トチ付着,口縁に降灰 5F15i d-669
132 002SX 碗 13.6 6.1 5.0 腰部凹み,内にトチ付着,口縁に降灰 5F15i d-801
133 002SX 碗 12.8 6.0 4.8 砂粒含む,やや軟質,腰部凹み,トチ付着 5F15i d-645
134 002SX 碗 12.9 6.0 4.9 腰部凹み,見込に降灰と窯塵 5F15i d-902
135 002SX 碗 13.0 5.9 5.1 5mm位の石含む,やや軟質,腰部凹み小 5F15i d-723

136 002SX 碗 12.3 6.0 5.3
砂粒多く含む,腰部凹み小,歪み,トチ付着,内部小皿溶着
痕、降灰

5F15i d-575

137 002SX 碗 13.0 5.6 5.0 腰部凹み小,口縁に降灰,外面に溶着痕 5F15i d-910

138 002SX 碗 13.0 5.7 5.6
2～8mmの石を含む,腰部凹み無し,トチ付着,内部一部に
降灰,溶着痕

5F15i d-705

139 002SX 碗 13.1 5.8 4.9 1～7mm の石含む,腰部凹み小,内一部降灰と窯塵 5F15i d-643

140 002SX 碗 12.6 5.8 5.1
5～6mmの石英含む,腰部凹み小,トチ付着,見込にヒビ割
れ

5F15i d-663

141 002SX 碗 13.4 5.6 5.7 2mmの石英含む,腰部凹み小,トチ付着 5F15i d-307

142 002SX 碗 13.3 6.1 5.1
1～5mmの石含む、腰部凹み,トチ付着,内部小皿溶着痕,
降灰

5F15i d-735

143 002SX 碗 13.0 6.5 4.9 5.3 5mmの石含む,腰部凹み,トチ付着,ヒビ割れ 5F15i d-711

144 002SX 碗 12.2 5.5 5.2 4mmの石含む,腰部凹み強,内体部降灰 5F15i d-757

145 002SX 碗 13.0 6.2 5.3 腰部凹み無し,内部トチ付着,一部に降灰 5F15i d-937

146 001SY 碗 13.2 6.1 4.9 腰部凹み無し,口縁と体部一部に降灰 5F16i d-226

147 002SX 碗 13.2 6.0 5.3 1mm～1cmの石含む,腰部凹み小,歪み,ヒビ割れ 5F15i d-532

148 002SX 碗 13.3 6.1 4.9 5～ 7mmの石含む,やや軟質,腰部凹み無し 5F15i d-531

149 002SX 碗 13.3 5.8 4.6
2～5mmの石を含む,腰部凹み小,内部に降灰,外部に溶着
痕

5F15i d-709

150 002SX 碗 13.0 6.4 5.5 5mmの石英含む,腰部凹み小,ヒビ割れ 5F15i d-820

151 002SX 碗 13.2 5.6 5.2 5.7 やや軟質,腰部凹み,トチ付着 5F15i d-669
152 002SX 碗 12.8 5.8 4.9 5.3 腰部凹み小,内部に降灰,トチ付着,溶着痕 5F15i d-669
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153 002SX 碗 13.6 6.2 5.1 腰部凹み小,口縁に降灰 5F15i d-923
154 002SX 碗 　 5.8 4.8 7mmの石含む,やや軟質,腰部凹み,ヒビ割れ 5F15i d-721
155 002SX 碗 13.2 6.5 4.8 3～6mmの石を含む,腰部凹み 5F15i d-687
156 002SX 碗 13.3 6.1 4.9 1～5mmの石を含む,  腰部凹み 5F15i d-728

157 002SX 碗 12.7 6.1 4.9 5.4
2～8mmの石を含む,腰部凹み,内部に降灰と窯塵,トチ付
着,ヒビ割れ

5F15i d-727

158 002SX 碗 12.2 5.4 4.5 3～5mm程の石含む,腰部凹み 5F15i d-734
159 002SX 碗 12.0 5.2 4.8 腰部凹み小 5F15i d-778
160 002SX 碗 12.0 5.5 4.6 石含む,腰部凹み,ヒビ割れ 5F15i d-931
161 002SX 碗・小皿 12.6 5.9 7.7 碗4・小皿1、腰部凹み,トチ付着 5F15i d-800

162 002SX 溶着碗 13.4 6.2 4.9 5.0 碗2、腰部凹み,内部トチ付着,口縁に降灰 5F15i d-310

163 002SX 碗・小皿 *12.8 5.5 碗5.0 5.5
碗1・小皿1、3～5mmの石含む,腰部凹み,歪み,内部小皿
降灰無し,碗降灰

5F15i d-746

164 002SX 碗・小皿 12.6 5.6
碗2・小皿1、1～8mm の石含む,内部小皿降灰無し,碗降
灰 5F15i d-670

165 002SX 溶着碗 14.1 5.9 7.5 碗2、腰部凹み,内体部降灰と窯塵,歪み大 5F15i d-772
166 002SX 碗・小皿 12.7 碗8・小皿2 5F14i d-012

167 002SX 溶着碗 13.0 5.2 13.7 碗8 5F15i d-693
168 002SX 碗・小皿 21.3 碗14枚・小皿1 5F15i d-817

169 002SX 碗・小皿
碗13.5/

小皿　8.0
碗6.0 14.0 碗7枚・小皿6 5F15i d-722

170 002SX 碗・小皿 幅 16.0 15.4 碗12・小皿1 5F15i d-738

171 002SX 小皿 8.2 5.0 2.0 見込に降灰と窯塵 5F15i d-779
172 002SX 小皿 8.1 5.2 2.2 5F15i d-870
173 002SX 小皿 8.0 5.5 1.8 口縁端に降灰 5F15i d-885
174 002SX 小皿 8.0 5.2 1.9 2.8 見込に降灰と窯塵 5F15i d-857
175 002SX 小皿 7.8 5.2 1.7 5mmの石含む,口縁に降灰 5F15i d-751
176 002SX 小皿 7.9 5.2 1.9 見込に降灰と窯塵 5F15i d-921

177 002SX 小皿 7.7 5.6 1.6 2～5mm位の石含む,口縁に降灰 5F15i d-897
178 002SX 小皿 7.9 5.4 1.8 口縁に降灰 5F15i d-903
179 002SX 小皿 7.8 5.0 1.8 見込に降灰 5F15i d-908

180 002SX 小皿 8.0 5.0 1.7 1～2mmの石英含む,一部降灰,溶着痕 5F1i d-827

181 002SX 小皿 8.0 4.8 1.7 見込に降灰と窯塵,溶着痕 5F15i d-835
182 002SX 小皿 8.2 4.9 1.6 4mmの石含む,見込に降灰,ヒビ割れ 5F15i d-769

183 002SX 小皿 8.6 5.5 1.4 見込に降灰と窯塵 5F15i d-816
184 002SX 小皿 8.2 5.9 1.5 口縁に降灰 5F15i d-905

185 002SX 小皿 8.0 4.8 1.5 5mmの付着物、2mmの石英あり,見込に降灰 5F15i d-920
186 002SX 小皿 8.0 5.1 1.4 2～3mmの石英含む,見込に降灰と窯塵 5F15i d-791
187 002SX 溶着小皿 7.6 5.2 2.5 小皿2、3～6mm程の石含む,見込に降灰と窯塵 5F15i d-533

188 002SX 溶着小皿 5.5 2.4 小皿2、3mm位の石含む,見込に降灰と窯塵 5F15i d-761
189 002SX 小皿 8.0 5.2 1.5 3.5 見込に降灰と窯塵 5F15i d-893
190 002SX 溶着小皿 7.9 5.6 1.7 4.6 小皿3、見込に降灰と窯塵 5F15i d-868
191 001SY 焼台 置きあと径6.7 7.9 24.5 5F16i d-397

192 001SY 焼台 置きあと径6.3 7.5 20.0 5F16i d-350
193 002SX 焼台 8.5 31.0 5F15i d-306
194 001SY 焼台 7.8 30.0 5F16i d-215
195 001SY 焼台 置きあと径5.8 8.0 32.5 5F16i d-592
196 001SY 焼台 置きあと径6.2 *8.7 30.5 5F16i d-435
197 001SY 焼台 幅　8.2 4.7 26.0 5F16i -

198 001SY 焼台 幅　8.3 5.3 29.0 5F16i -
199 001SY 焼台 幅　8.5 5.2 26.0 5F16i -
200 001SY 焼台 幅　8.5 5.2 27.0 5F16i -
201 001SY 焼台 幅　8.8 5.5 32.5 5F16i -
202 002SX 碗・焼台 13.0 9.0 17.5 腰部凹み小.口縁に降灰 5F15i d-864
203 001SY 碗・焼台 13.3 11.0 21.0 腰部凹み無し,内部一部に降灰,溶着痕 5F16i d-359
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204 001SY 碗・焼台 13.2 15.4 19.0 腰部凹み 5F16i d-280

205 001SY 碗・焼台 14.2 9.2 22.0 腰部凹み,再利用品 5F16i d-153
206 002SX 碗・焼台 13.0 10.2 20.0 腰部凹み無し,ヒビ割れ 5F15i d-679
207 001SY 碗・焼台 13.5 9.8 19.0 2mmの石英含む,腰部凹み 5F16i d-135
208 001SY 碗・焼台 13.4 10.4 20.0 腰部凹み無し 5F16i d-335
209 002SX 碗・焼台 13.3 10.5 22.0 腰部凹み無し,内部トチ付着,体部降灰 5F15i d-842
210 001SY 碗・焼台 13.6 11.2 23.0 腰部凹み,内部一部降灰 5F16i d-106
211 002SX 碗・焼台 13.2 10.5 20.0 腰部凹み 5F15i d-792
212 001SY 碗・焼台 13.4 11.2 24.5 腰部凹み,内部トチ付着,体部一部に降灰 5F16i d-625
213 002SX 碗・焼台 13.6 15.3 24.0 腰部凹み無し 5F15i d-891
214 001SY 碗・焼台 13.8 10.1 16.5 腰部凹み 5F16i d-078
215 001SY 碗・焼台 12.8 12.7 34.0 腰部凹み 5F16i d-585
216 001SY 碗・焼台 13.0 12.0 33.0 腰部凹み無し,口縁一部に降灰 5F16i d-192
217 002SX 碗・焼台 18.7 分炎棒か、碗9・焼台 5F14i d-011
218 002SX 碗・焼台 34.1 分炎棒か、碗14・焼台 5F15i d-696

219 002SX
碗・小皿・
焼台

29.2 分炎棒か、碗10・小皿7・焼台 5F14i d-922

220 002SX 碗・焼台 23.3 分炎棒か、碗10・焼台 5F14i d-010
221 002SX 碗・焼台 13.2 分炎棒か、碗4・焼台 5F14i d-013
222 002SX 碗・焼台 35.1 分炎棒か、碗18・焼台4 5F14i d-022
223 020SD 碗 13.8 5.5 4.9 腰部凹み,トチ付着,口縁と体部一部に降灰 5F16i d-944
224 020SD 碗 13.2 *6.0 4.8 1～2mmの石英含む,やや軟質,腰部凹み強 5F16i d-945
225 020SD 碗 13.2 *6.5 4.8 腰部凹み 5F16i d-950
226 020SD 碗 12.8 6.2 4.6 腰部凹み小 5F16i d-954
227 020SD 碗 13.9 6.0 5.5 6.0 腰部凹み,内部薄く降灰,歪み大 5F16i d-951
228 014SD 碗 13.5 6.0 5.0 見込トチ付着後に降灰と窯塵,再利用品 5F14i -
229 014SD 碗 13.1 6.5 4.9 やや軟質,腰部凹み,破面打ち欠き,口縁端外面摩滅 5F14i -

230 014SD
碗（蓋に使
用か）

13.0 5.9 4.4 腰部に凹み,外面に広く降灰,口縁端摩滅か 5F14i -

231 014SD 碗 13.3 6.6 4.9 腰部凹み,口縁に窯塵 5F14i -
232 014SD 碗 12.7 6.1 5.0 2mmの石英含む,腰部凹み無し,口縁に降灰 5F14i -
233 014SD 碗 6.0 *1.5 破面周縁が摩滅,道具片か 5F14i -
234 017SK 碗 13.1 *6.2 4.8 5.3 腰部凹み,口縁と体部に降灰 5F15i -
235 017SK 碗 13.0 *3.9 1～5mmの石英含む,内部に降灰,溶着痕 5F15i -
236 011SK 碗 12.6 *3.8 内部に降灰 5F17h -
237 （表土） 石器剥片 長さ　4.15 厚さ　1.4 幅　2.0 石材　チャート。 5F14h -
238 （表土） 石器剥片 長さ　3.2 厚さ　0.65 幅　1.75 石材　チャート。 5F14h -
239 （撹乱） 土器底部 *1.5 底部,砂粒を多く含む 5F17h -
240 002SX 壺 *6.1 須恵器 5F14i d-026
241 001SY 高坏 11.4 *2.0 脚部,やや軟質の焼成,須恵器 5F15i -
242 （検出） 陶丸 直径　2.2 5F17h -
243 （撹乱） 蓋か 径12.0 1.2 上面に鉄釉 - -
244 （表土） 擂鉢 *4.0 鉄釉,近世 - -
245 （撹乱） 擂鉢 2.2 鉄釉,近世 5F17h -
246 （表土） 擂鉢 16.0 *5.5 鉄釉,近世 - -
247 （表土掘削） 筒型容器 19.6 *8.0 近世,外面底部を除き鉄釉,外面下位に焼成前刻書 - -

（°）
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