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第２節　遺構と遺物

14 建物跡３

第２号掘立柱建物跡－ＳＢ204（第76図）

調査区西側の北側と南側を丘陵斜面で挟まれた平坦地である、ＭＩ45・46・47、ＭＪ・ＭＫ45・

46・47・48グリッドで見つかった。発掘調査時は、第１号沢跡（ＳＬ194）と第２号沢跡（ＳＬ

210）に挟まれた平坦地における東西方向を桁行とした１間×３間の掘立柱建物跡として確認したが、

整理作業時に北・南側にの下屋が付く2間×3間の掘立柱建物跡と判断した。Ｐ9は第24号柱穴様ピ

ット（ＳＫＰ290）より新しく、Ｐ15と第１号沢跡（ＳＬ194）との新旧関係は不明である。遺物は

鋳造関連遺物が出土した。

身舎は径0.24～0.40ｍの柱穴が、梁行方向に2.78～2.80ｍ、桁行方向に2.76～2.94ｍの間隔で

配され、梁行総間5.58ｍ、桁行総間8.52ｍの規模である。見つからなかった柱穴もあるが、総柱式

掘立柱建物跡と思われる。下屋は、身舎から2.2ｍ張り出した位置にあり、北側下屋は東端の柱間が

1.96ｍと狭いほか、身舎の桁行柱間と同一間隔で並んでいる。南側下屋は東西端の柱穴のみ見つか

った。

Ｐ4・9・14は地山層、Ｐ15は第１号沢跡（ＳＬ194）底面で見つかったが、それ以外の柱穴は全

てⅡｃ層で確認したので、本遺構の柱穴は本来Ⅱｃ層中又はⅡｃ層上面から掘り込まれたものと推測

される。第１号沢跡（ＳＬ194）、第２号沢跡（ＳＬ210）、第14号溝跡（ＳＤ227）と重複している

が、本遺構は、同時期に存在したとは考えにくく、これらの遺構が埋没した後で構築されたものと思

われる。

第24表　第2号掘立柱建物跡　計測一覧表及び各遺物の重量と構成比

Ｐ1 0.34 0.30 0.44 9.62 1  黒褐色（10ＹＲ3/2）しまり強 粘性中 炭化物3％ 地山ブロック1％混入
Ｐ2 0.50 0.32 0.40 9.53 1  暗褐色（10ＹＲ3/3）しまり強 粘性中 炭化物20％ 焼土ブロック1％

地山ブロック20％混入
Ｐ3 0.52 0.40 0.41 9.55 1  暗褐色（10ＹＲ3/4）しまり中 粘性強 炭化物3％ 地山ブロック3％混入
Ｐ4 0.64 0.42 0.41 9.61 1  暗褐色（10ＹＲ3/4）しまり強 粘性中 炭化物10％ 地山ブロック10％混入
Ｐ5 0.37 0.26 0.28 9.64 1  暗褐色（10ＹＲ3/4）しまり中 粘性強 炭化物3％ 地山ブロック3％混入
Ｐ6 0.26 0.26 0.28 9.64 1  暗褐色（10ＹＲ3/4）しまり中 粘性強 炭化物3％ 地山ブロック3％混入
Ｐ7 0.38 0.28 0.40 9.88 1  灰黄褐色（10ＹＲ4/2）しまり強 粘性中 炭化物2％ 焼土ブロック1％

地山ブロック3％混入
Ｐ8 0.44 0.36 0.32 9.88 1  灰黄褐色（10ＹＲ4/2）しまり強 粘性中 炭化物2％ 焼土ブロック1％

地山ブロック3％混入
1  褐色（10ＹＲ4/4）しまり強 粘性弱 地山ブロック20％混入

Ｐ9 0.40 0.36 0.43 9.37
2  褐灰色（10ＹＲ4/1）グライ化土 しまり中 粘性強
3  暗灰黄（2.5ＹＲ4/2）グライ化土 しまり中 粘性強
4  オリーブ黒（5Ｙ3/1）しまり中 粘性強 炭化物1％混入

Ｐ10 0.24 0.22 0.36 9.54 1  灰黄褐（10ＹＲ4/2）しまり強 粘性中 炭化物1％ 焼土ブロック1％未満
地山ブロック1％混入

Ｐ11 0.38 0.30 0.16 9.80 1  灰黄褐色（10ＹＲ4/2）しまり強 粘性中 炭化物2％ 焼土ブロック1％
地山ブロック3％混入

Ｐ12 0.34 0.28 0.24 9.78 1  灰黄褐色（10ＹＲ4/2）しまり強 粘性中 炭化物2％ 焼土ブロック1％
地山ブロック3％混入

Ｐ13 0.33 0.26 0.26 9.80 1  暗褐色（10ＹＲ3/4）しまり強 粘性中 炭化物2％ 地山ブロック2％
下位で褐色土斑状に混入

Ｐ14 0.42 0.28 0.43 9.42 1  暗褐色（10ＹＲ3/4）しまり強 粘性中 地山ブロック3％混入
Ｐ15 0.34 0.24 0.47 9.60 1  灰黄褐（10ＹＲ4/2）しまり中 粘性中 炭化物10％ 焼土ブロック3％

地山ブロック3％混入

炉壁（溶解炉） 34.2 41.1 
大口径羽口（溶解炉） 16.0 19.2 
炉内滓（溶解炉） 3.0 3.6 
ガラス質滓（溶解炉） 27.0 32.5 
炉内滓 1.0 1.2 
黒鉛化木炭 2.0 2.4 
合計 83.2 100.0 

長軸
(ｍ)

短軸
(ｍ)

深さ
(ｍ)

底面標
高(ｍ)

重さ
(ｇ)

構成比
(％)土層注記
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第76図　第２号掘立柱建物跡（SB204）
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第３節　遺構外出土遺物

１　須恵器、中世陶磁器（第77・78図、図版41・42）

須恵器は２点出土しており、第２号排滓場の下層であるＭＤ46グリッドの木材層とＭＨ50グリッ

ドⅡｃ層から見つかった。中世の陶磁器は主に調査区西側の沖積平坦地であるＭＨ～ＭＭ45～48グ

リッドに集中して見つかり、全て12世紀後半から13世紀頃のもので、北側にある建物跡２に由来す

る可能性がある。ここに掲載したものが全てである。

１はロクロ成形による高台付きの須恵器瓶である。外面及び底面には薄く自然釉がみとめられる。

２は内面に当て具痕、外面にタタキ目が見られる須恵器甕の体部である。

３は全面が摩滅しており詳細は不明であるが、器形は皿状を呈するものと思われる。周辺の陶磁器

群と時期は同じと思われることから、かわらけの可能性がある。

４は遺跡で出土した唯一の白磁で、12世紀末ころのものと思われれる。６～９は13世紀中頃の龍

泉窯産の青磁椀である。そのうち、６～８は外面に蓮弁文が見られ、９は高台がついている。

10～14は珠洲系陶器の擂鉢で、11～13は幅2.6㎝程度の卸目が認められる。これらは同一個体の

可能性がある。

15～17は蓋の一部である。15は瓦質で孔があいている。16・17はつまみ部が欠損した蓋で、土

師質である。

２　木製品（第79～81図）

遺構外として採りあげた木製品は大きく分けて食器、形代？、杭、板材、柱材、屋根板等が出土し

た。木製品の出土は木材層とした調査区中央部の最下層に集中する。この区域では板材や杭などの資

材類が多く出土し、食器などの生活用品はわずかに３点であった。この木製品集中区域は生活に関連

するものというよりも、作業的な性格の方が強いように見受けられる。梵鐘や鍋の木型等、鋳造関連

遺物であるといえる木製品は出土しなかった。

ここで採りあげた木製品24点のうち22点は調査区中央部のＬＴ～ＭＣ・45～47グリッドの木材層

から出土したものである。

１は内外面に漆が塗られた椀である。２は頭部が四角い杓子である。３～６は丸みを帯びた曲線で

形取られた平面形の木製品で、鳥形などの形代の可能性があるが詳細は不明である。７は曲物の底板

の一部と思われる。８～13は丸い断面形の棒を削って尖らせた棒状杭、14・15は四角い断面形の角

材の先端を削って尖らせた杭である。16～22は板状木製品であるが、16・17は資材としての板材で、

19～22は小さく孔があいているもの（19～21）や、とても薄い板（22）であることから生活用具

の可能性が示唆される。

23はかみ合わせ部をもつ柱で、井戸枠などに使用された可能性がある。

24は屋根板と思われ、屋根板を互いにつなぐ四角い孔が見られる。表面の黒い面は外側であった

と思われる。
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３　鋳造、製鉄、鍛冶関連遺物の出土分布（第82～93図）

鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物は、遺構内で出土した遺物を除いて第82～93図の遺物出土分布図で出

土状況を表した。この分布図全体を読み取ると、主に調査区中央部に集中する遺物群と調査区東側に

集中する遺物群に分けることが出来る。調査区中央部の遺物群は第２号排滓場（ＳＴ65・69・70）、

調査区東側の遺物群は鍛冶炉（ＳＮ51）、炉状遺構（ＳＳ38）に由来する可能性が高い。それぞれの

遺物群からは鋳造関連遺物、製鉄関連遺物、鍛冶関連遺物の３種類が１組にまとまって出土しており、

これらの周辺で３つの生産作業が行われた可能性が示唆される。各遺物の出土分布は以下のとおりで

ある。

鋳造関連遺物の分布

(１) 炉壁（溶解炉）及び炉壁炉底（溶解炉）

遺跡全体から出土している。特に多く出土する区域はＭＤ・ＭＥ・ＭＦ47グリッドを中心とした

区域と、ＬＰ53・54グリッドの２か所である。

(２) 大口径羽口（溶解炉）

遺跡全体から出土している。特に多く出土する区域は、ＭＢ～ＭＦ48～44グリッドとＬＰ53グリ

ッド周辺である。ＭＤ46グリッドからは最も多く出土した。

(３) 鋳型

出土集中地区は、調査区北東端、調査区東側、調査区中央部の３か所である。各区域の最も多く出

土したグリッドは調査区北東端ではＬＮ56グリッド、調査区東側ではＬＰ53グリッド、調査区中央

部ではＭＥ45グリッドである。しかし、調査区中央部の集中出土区域は１か所であるとは言えず、

排滓場のほか、鋳造関連遺構周辺や建物跡１周辺、沢跡周辺などの範囲で広く出土している。

(４) 鋳造道具（三叉状土製品、コンニャク、取瓶、坩堝）

鋳造関連遺構、第２号排滓場から第１号沢跡にかけて出土範囲が広がっている。最も多く出土した

のはＭＢ46グリッドで、この周辺の出土はコンニャクが多くを占める。

(５) 被熱粘土塊

ＭＥ・ＭＦ47・48グリッドを中心とし、調査区中央部で広く分布し、沢跡に沿って西側に出土範

囲が延びている。調査区東側でＬＱ52グリッド周辺で少量出土した。

(６) 炉底塊

調査区中央南側のＭＡ48グリッドで最も出土量が多い。出土範囲はこの第２号排滓場の東側を中

心とするものである。

(７) 炉内滓（溶解炉）

遺跡全体から出土した。特に調査区中央部のＭＥ・ＭＦ47グリッド周辺に多く出土している。

(８) ガラス質滓（溶解炉）・白色滓（溶解炉）

遺跡全体から出土した。特に調査区中央部のＭＤ・ＭＥ・ＭＦ47グリッド周辺に集中する。

(９) 補助剤（珪化木・石灰石・半溶解石）

出土範囲は調査区中央部に分布するグループと調査区東側に分布するグループが認められる。出土

量が多い中央部では鋳造関連遺構から第２号排滓場にかけて分布し、ＭＦ47グリッドが最も多い。

東側はＬＱ51グリッドで最も多く出土しており、その範囲は10グリッドにまたがっている。
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製鉄関連遺物の分布

(10）炉壁

製鉄炉炉壁は調査区全域から出土しているが、これもＬＳグリッドラインを境として調査区中央と

調査区東側のグループに分かれる。調査区中央部ではＭＤ47グリッド周辺の密度が濃くなっている

が、出土量が最も多いのはＭＡ47グリッドで、第２号排滓場の東側に出土地点の中心を持つと思わ

れる。

調査区西側では目立つ遺物集中地点は見られないが、広く分布している。これは排滓場から西へ下

る沢地の影響が大きいと考える。

（11）大口径羽口、中口径羽口、羽口

調査区中央部、東側、北東端の各区域において出土単位が認められる。調査区中央部の広がりは第

２号排滓場を中心とし、その東側に当たるＭＡ50グリッドで最も多く出土した。調査区東側の分布

は鍛冶炉や炉状遺構見られるＬＱ51グリッド周辺である。調査区北東端の分布はＬＯ56グリッド周

辺で、第４号排滓場に由来するものと思われる。

（12）流動滓、炉内流動滓、流出孔滓、炉外流出滓

調査区全域で出土したが、特に第２号排滓場の東側であるＭＢ・ＭＣ46・47・48グリッドに集中

する。

（13）炉内滓、マグネタイト系遺物

調査区全域で出土したが、第２号排滓場周辺の調査区中央部とＬＰ52グリッドに遺物が集中して

いる。調査区中央部の集中はＭＡ48グリッドと、ＭＤ・ＭＥ47グリッド周辺が最も多く出土してい

る。

鍛冶関連遺物の分布

（14）椀形鍛冶滓、鍛冶滓

鍛冶炉の位置ＬＱ51グリッドと調査区中央部のＭＣ46・47グリッドに最も集中する。

（15）鉄床石、羽口（鍛冶）

椀形鍛冶滓・鍛冶滓と出土地点が似ており、調査区中央部のＭＣ48・49グリッド、鍛冶炉周辺の

ＬＱ50グリッドで最も多く出土した。

その他の関連遺物の分布

（16）砂鉄焼結塊

他の製鉄関連遺物と同様に、調査区中央部と調査区東側に集中区域が認められる。調査区中央部で

はＭＣ48グリッド、ＭＦ47グリッドで最も遺物が出土している。調査区東側ではＬＰ52グリッドの

みで出土が確認された。

（17）再結合滓

調査区中央部、調査区東側、調査区北東端で出土している。調査区中央部では第２号排滓場付近の

ＭＥ47・48グリッド周辺で多く出土した。

（18）残滓

遺跡全体から出土している。特に第２号排滓場周辺で多く出土しており、中でもＭＤ47グリッド

の出土が最も多い。
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（19）被熱石

遺跡全体から出土しており、調査区中央部と調査区東側に集中区域が認められる。調査区中央部で

はＭＤ47グリッドとその周辺、調査区東側ではＬＰ53グリッドが最も多い。

（20）鉄製品

調査区西側、調査区中央部、調査区東側、調査区北東端に出土区域がある。中でも調査区中央部が

最も出土している。鍛造品、鋳造品それぞれの出土状況の違いはない。

（21）鉄塊系遺物

調査区中央部を中心に出土しており、調査区東側でも少量出土する。調査区中央部では特にＭＤ～

ＭＦ47～49グリッドに集中している。

（22）木炭、黒鉛化木炭

遺跡全体から出土した。なかでも調査区中央部の鋳造関連遺構周辺から第２号排滓場にかけて集中

して出土している。ＭＥ・ＭＦ47グリッドが最も多く出土した。木炭と黒鉛化木炭の出土分布はほ

ぼ同じである。

（23）砥石、道具石

遺跡全体に点在するように出土しているが、やはり第２号排滓場周辺からの出土が多い。最も多く

出土したのはＭＪ46グリッドである。

第25表　遺構外出土遺物の重量と構成比

炉壁（溶解炉） 934094.7 37.2 
炉壁炉底（溶解炉） 63309.5 2.5 
大口径羽口（溶解炉） 52363.0 2.1 
鋳型 6552.1 0.3 
取瓶又は坩堝 12.0 0.0 
三叉状土製品 802.9 0.0 
取瓶 17.0 0.0 
コンニャク 3674.2 0.1 
被熱粘土塊 1081.8 0.0 
炉底塊 20896.0 0.8 
炉内滓（溶解炉） 320065.2 12.7 
ガラス質滓（溶解炉） 278116.7 11.1 
白色滓（溶解炉） 60880.2 2.4 
珪化木 934.7 0.0 
石灰石 32.9 0.0 
半溶解石 917.8 0.0 
炉壁 40283.3 1.6 
炉床（鍛冶炉、滓付き） 103.5 0.0 
大口径羽口 1033.0 0.0 
中口径羽口 4814.7 0.2 
羽口 518.0 0.0 
流動滓 57607.2 2.3 
炉内流動滓 10475.0 0.4 
流出孔滓 1447.1 0.1 
炉外流出滓 535.0 0.0 
炉内滓 207403.8 8.3 
マグネタイト系遺物 1439.7 0.1 
椀形鍛冶滓 1578.1 0.1 
羽口（鍛冶） 1168.6 0.0 
鉄床石 18566.4 0.7 
砂鉄焼結塊 300.5 0.0 
再結合滓 113660.6 4.5 
残滓 54939.0 2.2 
被熱石 168470.4 6.7 
鉄製品(鋳造品） 1395.0 0.1 
鉄製品(鍛造品） 496.7 0.0 
鉄塊系遺物 7505.9 0.3 
木炭 4002.6 0.2 
黒鉛化木炭 14209.9 0.6 
砥石 7460.4 0.3 
道具石 6703.9 0.3 
不明品 1200.0 0.0 
石（自然） 38549.0 1.5 
オニイタ 47.1 0.0 
鍛冶滓 48.4 0.0 
縄文土器 16.0 0.0 
中口径羽口（溶解炉） 1938.1 0.1 
炉壁炉底 1165.0 0.0 
石器 284.0 0.0 
合計 2513116.6 

遺構外・グリット
構成比
(％)重さ(ｇ)

炉壁（溶解炉） 16762.9 40.5 
炉壁炉底（溶解炉） 882.0 2.1 
大口径羽口（溶解炉） 551.0 1.3 
鋳型 146.6 0.4 
三叉状土製品 29.0 0.1 
炉底塊 649.0 1.6 
炉内滓（溶解炉） 4789.2 11.6 
ガラス質滓（溶解炉） 5255.1 12.7 
白色滓（溶解炉） 472.9 1.1 
珪化木 13.0 0.0 
半溶解石 30.0 0.1 
炉壁 627.2 1.5 
中口径羽口 195.0 0.5 
流動滓 1028.4 2.5 
炉内流動滓 957.0 2.3 
炉内滓 3876.9 9.4 
椀形鍛冶滓 61.6 0.1 
再結合滓 925.6 2.2 
残滓 484.0 1.2 
被熱石 2701.4 6.5 
鉄製品(鋳造品） 417.0 1.0 
鉄製品(鍛造品） 29.0 0.1 
鉄塊系遺物 226.3 0.5 
木炭 4.7 0.0 
黒鉛化木炭 124.0 0.3 
石（自然） 100.9 0.2 
合計 41339.7 

沢部分西側
構成比
(％)重さ(ｇ)

炉壁（溶解炉） 69938.2 39.4 
炉壁炉底（溶解炉） 4363.0 2.5 
大口径羽口（溶解炉） 2801.0 1.6 
鋳型 210.3 0.1 
三叉状土製品 21.0 0.0 
被熱粘土塊 36.0 0.0 
炉内滓（溶解炉） 16088.8 9.1 
ガラス質滓（溶解炉） 13663.9 7.7 
白色滓（溶解炉） 2967.9 1.7 
珪化木 52.8 0.0 
炉壁 7558.2 4.3 
大口径羽口 175.0 0.1 
中口径羽口 50.0 0.0 
羽口 306.9 0.2 
流動滓 12076.7 6.8 
炉内流動滓 1648.2 0.9 
流出孔滓 357.0 0.2 
流出溝滓 1692.0 1.0 
炉内滓 12376.3 7.0 
マグネタイト系遺物 8.0 0.0 
椀形鍛冶滓 371.6 0.2 
鉄床石 303.0 0.2 
再結合滓 17795.3 10.0 
残滓 1318.0 0.7 
被熱石 8650.8 4.9 
鉄製品(鋳造品） 295.9 0.2 
鉄塊系遺物 229.0 0.1 
木炭 388.8 0.2 
黒鉛化木炭 441.9 0.2 
道具石 426.0 0.2 
不明品 289.0 0.2 
種子、クルミ 1.0 0.0 
石（自然） 486.6 0.3 
合計 177388.1  

トレンチ
構成比
(％)重さ(ｇ)

炉壁（溶解炉） 69290.4 30.0 
炉壁炉底（溶解炉） 4996.0 2.2 
大口径羽口（溶解炉） 3716.4 1.6 
鋳型 169.7 0.1 
三叉状土製品 119.2 0.1 
コンニャク 205.0 0.1 
被熱粘土塊 104.0 0.0 
炉底塊 2482.0 1.1 
炉内滓（溶解炉） 24496.2 10.6 
ガラス質滓（溶解炉） 12866.8 5.6 
白色滓（溶解炉） 3446.7 1.5 
珪化木 42.0 0.0 
半溶解石 79.0 0.0 
炉壁 4648.5 2.0 
大口径羽口 62.0 0.0 
中口径羽口 1022.0 0.4 
羽口 91.0 0.0 
流動滓 2324.3 1.0 
炉内流動滓 981.0 0.4 
炉内滓 10214.1 4.4 
マグネタイト系遺物 74.5 0.0 
椀形鍛冶滓 516.3 0.2 
鉄床石 2481.0 1.1 
再結合滓 58929.6 25.5 
残滓 5206.0 2.3 
被熱石 17497.6 7.6 
鉄製品(鋳造品） 19.5 0.0 
鉄製品(鍛造品） 4.6 0.0 
鉄塊系遺物 343.9 0.1 
木炭 578.7 0.3 
黒鉛化木炭 921.5 0.4 
道具石 74.9 0.0 
不明品 248.0 0.1 
石（自然） 2318.9 1.0 
石器 110.0 0.0 
合計 230681.3  

表採
構成比
(％)重さ(ｇ)

炉壁（溶解炉） 3304.7 30.9 
炉壁炉底（溶解炉） 210.0 2.0 
大口径羽口（溶解炉） 167.0 1.6 
鋳型 19.0 0.2 
被熱粘土塊 18.0 0.2 
炉内滓（溶解炉） 663.8 6.2 
ガラス質滓（溶解炉） 250.0 2.3 
炉壁 352.7 3.3 
流動滓 1301.5 12.2 
炉内流動滓 343.0 3.2 
流出溝滓 121.0 1.1 
炉内滓 1848.8 17.3 
鉄床石 256.0 2.4 
再結合滓 87.5 0.8 
残滓 76.0 0.7 
被熱石 1538.0 14.4 
鉄塊系遺物 37.0 0.3 
木炭 14.5 0.1 
石（自然） 86.7 0.8 
合計 10695.2

調査区東側沢
構成比
(％)重さ(ｇ)
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第３節　遺構外出土遺物

第77図　遺構外出土陶磁器（１）
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第４章　調査の記録

第78図　遺構外出土陶磁器（２）

第26表　遺構外出土陶磁器一覧表

第14図1 図版41 ＭＤ46 木材層 須恵器 瓶 底部 －×－×(7.7) 内外面　ロクロ成形 高台 外面に自然釉
第14図2 図版41 ＭＨ50 Ⅱｃ層 須恵器 甕 体部 －×－×－ 外面　タタキメ　内面　当て具痕 －
第14図3 ＭＨ42 攪乱 かわらけ？ 皿 底部 －×－×（10.2） 摩滅
第14図4 図版41 ＭＬ47 Ⅱｃ層 白磁 椀 体部 －×－×－ － 12世紀末
第14図5 図版41 ＭＪ47 Ⅱｂ層 青磁 椀 体部 －×－×－ － 12世紀後半 龍泉窯
第14図6 図版41 ＭＪ46 青磁 椀 口縁部 －×－×－ 蓮弁文 －
第14図7 図版41 ＭＪ46 青磁 椀 体部 －×－×－ 蓮弁文 － 13世紀中頃　龍泉窯
第14図8 図版41 ＭＫ47 Ⅱｃ層 青磁 椀 体部 －×－×－ 蓮弁文 － 13世紀中頃　龍泉窯
第14図9 図版41 ＭＪ45 Ⅱｃ層 青磁 椀 底部 －×－×－ 高台 13世紀中頃　龍泉窯
第14図10 ＭＫ45 Ⅱｃ層 珠洲系陶器 擂鉢 口縁部 －×－×－ 内外面ロクロ成形 －

第14図11 ＭＤ46 Ⅰ層 珠洲系陶器 擂鉢 体部 －×－×－ 内面：ロクロ　幅2.6㎝程度の　　　 －
卸目　外面：ロクロ

第14図12 ＭＬ48 Ⅱｃ層 珠洲系陶器 擂鉢 体部 －×－×－ 内面：ロクロ　幅2.6㎝程度の　　 －
卸目　外面：ロクロ

第14図13 ＭＩ48 Ⅱｃ層 珠洲系陶器 擂鉢 体部 －×－×－ 内面：ロクロ　幅2.6㎝程度の　　 －
卸目　外面：ロクロ

第14図14 ＭＩ47 Ⅱｃ層 珠洲系陶器 擂鉢 底部 －×－×（16.2） 内面：摩滅　外面：ロクロ成形 回転糸切り

第14図15 図版42 ＭＭ46 Ⅱｃ層 瓦質 蓋 体部 －×3.4×－ 内面：ナデ － 孔あり
・ＭＭ48

第15図16 図版42 ＭＭ46 Ⅱｃ層 土師質 蓋 体部 －×－×（24.6） 内面：ナデ － つまみ部欠損
第15図17 図版42 ＭＭ41 撹乱 土師質 蓋 体部 －×－×（26.4） 内面：ナデ － つまみ部欠損

挿図番号 図版番号 出土位置 種別 器種 部位 口径×器高×底径
（ｃｍ） 外底部 備考

(   )は推定値

器面調整等
外面
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第３節　遺構外出土遺物

第79図　遺構外出土木製品（１）
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第４章　調査の記録

第80図　遺構外出土木製品（２）
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第３節　遺構外出土遺物

第80図　遺構外出土木製品（３）

第27表　遺構外出土木製品一覧表

第79図１ MB47 木材層 漆器椀 13.6(口径) 6.2(底径) 3.8(器高) 黒漆塗り

第79図２ MB47 Ⅱe 杓子 25.6 7.7 1.1

第79図３ MC46 木材層 形代？ 16.2 2.6 0.5

第79図４ MC47 木材層 形代？ 10.4 2.2 0.5

第79図５ MC45 木材層 鳥形？ 27.5 6.5 1.1

第79図６ MC45 木材層 鳥形？ 26.2 2.7 0.8

第79図７ MF46 木材層 曲物底板 19.0 7.0 1.0

第79図８ MA47 木材層 棒状杭 14.4 3.3 2.8

第79図９ MD46 木材層 棒状杭 24.6 4.3 3.7

第79図10 MC47 木材層 棒状杭 23.5 4.0 3.7

第79図11 MC46 木材層 棒状杭 21.7 1.6 0.8

第79図12 MA46 木材層 棒状杭 19.0 2.7 1.3

第80図13 LT47 Ⅱe 棒状杭 46.0 2.1 1.75

第80図14 MC46 木材層 杭 38.7 5.2 4.0

第80図15 MC46 木材層 杭 30.3 5.9 4.5

第80図16 MC45 木材層 板状木製品 57.7 4.3 1.0

第80図17 MC45 木材層 板状木製品 43.5 6.1 1.2

第80図18 MB46 木材層 板状木製品 24.0 1.7 0.8

第80図19 MC46 木材層 板状木製品 26.3 2.7 0.8

第80図20 MB47 木材層 板状木製品 16.1 5.3 1.1 孔あき

第80図21 MB47 木材層 板状木製品 6.9 1.8 0.6 孔あき

第80図22 MC47 木材層 板状木製品 16.4 6.4 0.5

第81図23 調査区西側表採 柱 124.0 11.2 5.6 木組み部あり

第81図24 調査区西側表採 屋根板 56.6 16.2 2.2 焦げ付き

出土位置 出土層位 遺物名 長さ（㎝） 幅（㎝） 厚さ（㎝） 備考

０ 40cm

０

24

23

20cm
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第４章　調査の記録
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第３節　遺構外出土遺物
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第４章　調査の記録
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第３節　遺構外出土遺物
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第４章　調査の記録
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第３節　遺構外出土遺物
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第４章　調査の記録
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第３節　遺構外出土遺物
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第４章　調査の記録
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第３節　遺構外出土遺物
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第４章　調査の記録
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第３節　遺構外出土遺物
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第５章　鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物

第１節　出土遺物

ここでとりあげる鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物は、出土遺構や区域のなかで各種の代表的な遺物を選

択している。その出土遺物の一覧は、鋳造・製鉄鍛冶関連遺物構成図（第94～110図）で示し、各

遺物の詳細は第111～228図の遺物実測図と第27表の鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物一般観察表で示し

た。以下に記述したものはその一般観察表の項目の解説である。

第27表　鋳造及び製鉄関連遺物一般観察表の項目

①構成№：遺物番号のことで、鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物構成図（第94～110図）と対応する。

②遺物名：遺物名は単に名前を表すだけでなく、その特徴も表すようにした。

③計測値：遺物の大きさを表すものである。計測位置は巻頭の凡例において示している。

④重さ：ｇ（グラム）単位で計測した。

⑤磁着度：製鉄遺跡から多量に出土する各種の鉄滓や鉄塊系遺物を効率的に分類・判別し、遺跡間の

情報を共通化するために提唱された分類基準である。特定の標準磁石を用い、35㎝の高さ

から糸で吊り下げた状態で使用する。資料を順次接近させることにより、糸で吊り下げた標

準磁石が動き始める距離単位（６㎜を１単位とする）を６㎜の同心円を描いた評価台紙上で

読取り、数値化された遺物の評価をする方法である。同心円の中心に最も近い円から１、２、

３、４、５・・・・とランクづけしている。

⑥メタル度：発掘された滓中や鉄塊系遺物中に遺存する金属鉄を量の面で評価し、ランキングする基

準である。特殊な整準をした小型の埋蔵文化財用の特殊金属探知機を用いて計測する。

Ｈ（○）、Ｍ（◎）、Ｌ（●）、特Ｌ（☆）の段階で金属部が大きいことを示し、また過去に

金属の鉄が内包されていた資料でも、すでに錆びてしまったものは銹化（△）で表示してい

る。

※特殊金属探知機・・・各種の鉄関連遺物が多量に出土する製鉄・鍛冶・鋳造などの生産遺跡

や、その他の様々な遺跡から出土する遺物の中から、現在、金属が残されている個体の選別

や管理、分析などの目的で、金属の量とその位置を簡単に特定出来るように整順した簡易装

置である。メタルチェッカーともいう。

⑥備　考：上記以外の詳細な説明
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第５章　鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物

第111図　梵鐘鋳造遺構出土遺物（１）
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第１節　出土遺物

第112図　梵鐘鋳造遺構出土遺物（２）
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第５章　鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物

第113図　梵鐘鋳造遺構出土遺物（３）
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第１節　出土遺物

第114図　梵鐘鋳造遺構出土遺物（４）
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第５章　鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物

第115図　梵鐘鋳造遺構出土遺物（５）
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第１節　出土遺物

第116図　梵鐘鋳造遺構出土遺物（６）
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第５章　鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物

第117図　梵鐘鋳造遺構出土遺物（７）

82
83 84 85

86
87

88

81

89

90

91

92

93

94

96

97

98
95

99
100

101

102

103 104

105

106

107

０ 10cm



169

第１節　出土遺物

第118図　梵鐘鋳造遺構（８）・第１号製鉄炉出土遺物（１）
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第５章　鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物

第119図　第１号製鉄炉出土遺物（２）
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第１節　出土遺物

第120図　第１号製鉄炉出土遺物（３）

163
164

165

166
167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

０ 10cm



172

第５章　鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物

第121図　第１号製鉄炉出土遺物（４）
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第１節　出土遺物

第122図　第１号製鉄炉出土遺物（５）・フイゴ座・第１号排滓場出土遺物（１）

204

205

206

207 208
０ 10cm

フイゴ座 第１号排滓場

195

196
197

198

199

200

201

202 203



174

第５章　鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物

第123図　第１号排滓場出土遺物（２）
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第１節　出土遺物

第124図　第１号排滓場出土遺物（３）
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第５章　鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物

第125図　第１号排滓場出土遺物（４）

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

０ 10cm



177

第１節　出土遺物

第126図　第１号排滓場出土遺物（５）
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第５章　鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物

第127図　第１号排滓場出土遺物（６）
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第１節　出土遺物

第128図　第１号排滓場（７）・炭置き場出土遺物
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第５章　鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物

第129図　鋳造遺構出土遺物（１）

301

306

307

310

315

312

313

303

309

308 314

319317

322

323

321

320

316

326

328

333

329

黒鉛化木炭

0 10cm

332 334

327

325

331

330

324

318
黒サビ

指頭痕

311 304

305

酸化土砂

302
酸化土砂

砂質

鋳造遺構



181

第１節　出土遺物

第130図　鋳造遺構（２）・第２号溶解炉出土遺物（１）
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第５章　鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物

第131図　第２号溶解炉出土遺物（２）

0 10cm

365

367

370

366

368

372

373

374

379

378377
376

375

371

369

圧痕



183

第１節　出土遺物

第132図　第１号土坑・第２号排滓場出土遺物（１）
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第５章　鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物

第133図　第２号排滓場出土遺物（２）
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第１節　出土遺物

第134図　第２号排滓場出土遺物（３）
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第５章　鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物

第135図　第２号排滓場出土遺物（４）
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第１節　出土遺物

第136図　第２号排滓場出土遺物（５）
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第５章　鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物

第137図　第２号排滓場出土遺物（６）
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第１節　出土遺物

第138図　第２号排滓場出土遺物（７）
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第５章　鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物

第139図　第２号排滓場出土遺物（８）
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第１節　出土遺物

第140図　第２号排滓場出土遺物（９）
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第５章　鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物

第141図　第２号排滓場出土遺物（10）
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第１節　出土遺物

第142図　第２号排滓場出土遺物（11）
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第５章　鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物

第143図　第２号排滓場出土遺物（12）
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第１節　出土遺物

第144図　第２号排滓場出土遺物（13）
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第５章　鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物

第145図　第２号排滓場出土遺物（14）
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第１節　出土遺物

第146図　第２号排滓場出土遺物（15）
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第５章　鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物

第147図　第２号排滓場出土遺物（16）
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第１節　出土遺物

第148図　第２号排滓場出土遺物（17）
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第５章　鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物

第149図　第２号排滓場出土遺物（18）
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第１節　出土遺物

第150図　第２号排滓場出土遺物（19）
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第５章　鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物

第151図　第２号排滓場出土遺物（20）
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第１節　出土遺物
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第５章　鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物
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第１節　出土遺物

第154図　第２号排滓場出土遺物（23）
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第５章　鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物

第155図　第２号排滓場出土遺物（24）



207

第１節　出土遺物

第156図　第２号排滓場出土遺物（25）
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第５章　鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物

第157図　第２号排滓場出土遺物（26）
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第１節　出土遺物

第158図　第２号排滓場出土遺物（27）
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第５章　鋳造・製鉄・鍛冶関連遺物

第159図　第２号排滓場出土遺物（28）
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第１節　出土遺物

第160図　第２号排滓場出土遺物（29）
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