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本県には、旧石器時代から近世の遺跡まで多 くの埋蔵文化財包蔵地

があり、平成14年、現在で10,000カ 所以上の遺跡が確認されてお りま

す。これら先人の残した文化遺産を保存し、後世に伝えていくことは、

県民に課せられた重大な責務であります。

一方、広大な面積を有する本県の大部分は山地であり、地域開発に

ともなう社会資本の充実もまた重要な一施策であります。

このような埋蔵文化財の保護・保存と開発の調和 も今日的課題であ

り、当文化振興事業団は、埋蔵文化財センター創設以来、岩手県教育

委員会の指導と調整のもとに、開発事業によってやむを得ず消滅する

遺跡の発掘調査を行ない、記録保存とする措置をとってまいりました。

本報告書は、「宮古短大地区宅地造成事業」に関連して、平成12年度

から14年度の 3年間にわたって実施した島田Ⅱ遺跡の第 2～ 4次調査

の結果をまとめたものであります。この調査は、平成 9年度に、岩手

県教育委員会が実施した試掘調査結果及び平成10年度に当埋蔵文化財

センターが実施した詳細分布調査結果を受けて、平成11年度の第 1次

調査に引き続き、当センターが実施したものであります。

今回の調査でも、本調査初年度と同様に古代の竪穴住居跡群と工房

跡群及び鉄生産関連遺構として製鉄炉跡・鍛冶炉跡・炭窯等が多数検

出され、岩手県沿岸地区の過去の鉄生産に関する集落の様相が明らか

となりました。本書が広 く活用され、考古学の研究に寄与するととも

に埋蔵文化財に対する関心と理解をいっそう深めることに役立つこと

を切に希望いたします。

最後になりましたが、これまでの試掘調査及び本報告書作成に御援

助・御協力を賜 りました岩手県住宅供給公社・宮古市都市計画課・宮

古市教育委員会をはじめ、関係各位に哀心より謝意を表します。

平成16年 3月

財団法人 岩手県文化振興事業団

理事長 合  田  武



例 言

1.本書は、宮古短大地区宅地造成事業に係る官古市大字人木沢第 4地割に所在する島田Ⅱ遺跡の第 2～ 4

次の発掘調査報告書である。

2,本遺跡北東部の尾根先端部は、昭和60年度に島田 。中谷地遺跡 として宮古市教育委員会が県立宮古

短大建設に係る発掘調査を実施し、また平成10年度には市道岸ノ前ラント沢線に係る調査 (未報告)も 行

われている。従って実際には、平成10年度に当センターが行った詳細分布調査が第 3次調査、平成11年度

調査が第 4次、本報告は第 5～ 7次調査となる。以上の報告実績は以下のとお りである。

①昭和61年  中谷地、島田遺跡報告書 宮古市教育委員会

②平成11年 11月  岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第337集 島田Ⅱ遺跡試掘調査報書

―宮古短大地区宅地造成事業関連詳細分布調査― (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター

③平成13年 3月  岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第368集 島田Ⅱ遺跡発掘調査報告書

―官古短大地区宅地造成事業に係る発掘調査― (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター

3.今回の発掘調査による成果は、平成12～14年度の岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第370・

397・ 423集 の「岩手県埋蔵文化財発掘調査略報」及び、現地説明会 (平成12年 9月 30日 ・平成13年 11月 18

日・平成14年 7月 27日 )にて公表してきたが、本書を正式な報告とする。

4.岩手県遺跡登録台帳に記載された遺跡番号はL G43-0338、 遺跡略号はSMDⅡ -00・ 01・ 02で ある。

5.発掘調査期間 。調査面積 。調査担当者は以下のとおりである。

調 査 期 間 調査面積 調 査 担 当 者

平成12年 4月 19日

～11月 30日
23,942■N

文化財専門員 小山内透

文化財調査員 赤石 登 。東海林教美・本多準一郎

期限付調査員 小林弘卓・川又 晋・菊池 賢・藤原賢徳

平成13年 4月 18日

～12月 7日
15,967■正

文化財専門貝 小山内透

文化財調査員 島原弘征・中田 迪

期限付調査員 小林弘卓 。江藤 淳・井上信介

平成14年 4月 10日

～ 8月 22日
5,900fだ

文化財専門員 小山内透

文化財調査員 亀大二郎

期限付調査員 小林弘卓

6.各年度の整理計画・進行 と全体の編集構成は主として小山内が担当し、第一分冊(本文・遺構編)、 第

二分冊(遺物 。まとめ 。自然科学的分析編)、 第三分冊(写真図版編)の 3分冊構成とした。原稿執筆は第一

分冊第 1～ 3章は小山内・小林、第 4章は地区担当調査員各自、第三分冊第 5。 第 6章は小山内・島原と

それぞれ分担して執筆し、いずれも文末に氏名を記した。なお、第二分冊第 5章中の鉄製品については西

澤正晴の協力を得た。

7.分析・鑑定・委託業務は次の方々に依頼した。 (順不同・敬称略)

熱残留磁気測定 西谷忠師 (秋田大学工学資源学部)  火山灰分析 パリノ・サーヴェイ株式会社

鉄津成分分析 川崎鉄鋼テクノリサーチ株式会社

貝類同定 熊谷 賢 (陸前高田市立博物館 )

炭化材同定 早坂松次郎 (岩手県木炭協会)

樹種同定 木工舎「ゆい」

石質鑑定 花尚岩研究会

地形測量 株式会社ハイマーテック

8.本書挿図中表記の土色注記は、農林省農林水産技術会議事務局、財団法人日本色彩研究所色票監修「新

版標準土色帖」2000年 版を使用 した。地図は建設省国土地理院発行の50,000分の 1(官古)を使用した。



9.発掘調査及び遺物整理にあたっては下記の方々からご指導・ご助言を賜った。記して感謝の意を表す

る次第である。 (ア イウエオ順、敬称・所属略)

浅田智晴・穴澤義功・磯村亨 。和泉昭一 。利部修・鎌田裕二・工藤雅樹 。設楽政健 。菅原修・高橋憲太郎・

高橋忠彦・高橋学・竹下将男・能登谷宣康・安原誠 。吉川耕太郎

10.発掘調査による出土品及び記録資料は岩手県埋蔵文化財センターに保管している。

凡 例

1,本報告書に収載した遺構実測図に付 した方位は、国家座標第X系 (日 本測地系)に よる座標北を示す。

2.遺構・遺物の種別を表す略号は以下のとおりである。

SB……掘立柱建物跡  SI… …竪穴住居跡  SXI… …工房跡  SKI… …竪穴状遺構

SXW……鉄生産関連炉跡  SXH… …廃滓(土)場  SN… …炉跡・焼土遺構  SW… …炭窯

SK……土坑  SD… …溝 。道路状遺構  SKT… …陥し穴  SX… …その他

RP……土器類  RM… …鉄関連遺物  RC… …炭化物  S… …礫

3.土層注記は基本層位にローマ数字、遺構埋土にはアラビア数字を用い、撹乱 (根木等)は Kと 示した。

4.表中の法量の推定値は ( )、 残存値は< >で表示した。

5.挿図中に使用したスクリーン・ トーンは以下のとおりである。

□
□
＝
一
圏

貼床

還元部範囲

小鉄津範囲

砂鉄範囲

磨部

翻
＝
鰯
囮
圏

焼土・酸化部範囲

鍛造剥片範囲

灰範囲

自然遺物範囲

敲部

剛
Ⅷ
鰯
鰯
脚

戊化物・煤範囲

黄褐色 。自色粘土範囲

グライ化範囲

羽口・炉壁溶着津

黒色処理
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第 1章 発掘調査に至る経過

宮古市は三陸沿岸の中核都市として成長する傍ら、近 く地方拠点都市の指定を受ける等、今後も発展を続

けることが予想され、これに件う住環境の整備が住宅施策の急務とされている。このことから、宮古市が岩

手県住宅供給公社に対して団地開発の事業要請を行ない、これを受けて公社により宅地造成事業が実施され

る事となったものである。この「官古短大地区宅地造成事業」の実施に伴って、事業区域内に島田Ⅱ遺跡が

位置することから発掘調査することとなったものである。

当事業の施行に係る埋蔵文化財の取 り扱いについては、住宅供給公社が平成 8年 5月 9日 付 8岩住第104

号で「埋蔵文化財の分布調査について(依頼)」 の文書によって、岩手県教育委員会に対して分布調査の依頼

をしたのが最初である。これを受け、岩手県教育委員会は平成 8年 5月 28日 に分布調査を実施し、その結果、

工事施行範囲内に埋蔵文化財が所在することを確認、埋蔵文化財が包蔵されている可能性のある範囲につい

ては再度調査が必要である旨を、平成 8年 6月 11日 付教文第214号「宮古短大地区宅地造成事業に係る埋蔵

文化財の分布調査について (回答)」 の文書で回答した。回答を受けた住宅供給公社では、平成 9年 2月 26日

付 8岩住第587号 「埋蔵文化財の調査範囲について (依頼)」 の文書で、岩手県教育委員会に試掘調査範囲の

設定を依頼、これを受け教育委員会では平成 9年 3月 6日 付教文第1011号「短大地区宅地造成事業に係る埋

蔵文化財の分布調査について (回容)」 で試掘調査範囲を決定、回答を行なった。このことにより住宅供給公

社では、平成 9年 4月 4日 付けで文化庁長官及び岩手県教育委員会教育長に対し、文化財保護法第57条の 3

第 1項 に基づ く通知を行なった。

また、平成 9年 4月 10日 付 9岩住第13～ 1号で埋蔵文化財試掘調査の依頼も行われ、これを受けて岩手県

教育委員会は平成 9年 4月 21～ 23日 及び 5月 12～ 14日 に試掘調査を実施、この結果は平成 9年 4月 28日 付教

文85号及び平成 9年 5月 20日 付教文199号 により示され、相当数の埋蔵文化財が確認されたことにより、今

後の進め方について住宅供給公社と教育委員会が協議を重ねた結果、住宅公社としては、調査期間・費用等

がどの程度か判断できないため、試掘調査を財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センターの受託事業

とすることとなった。これにより、岩手県荻育委員会は平成10年度埋蔵文化財調査事業について平成10年 3

月 9日 付教文第988号で財団法人岩手県文化振興事業団へ通知した。これを受け、当センターは平成10年 5

月 8日 付で委託契約を取 り結んで島田Ⅱ遺跡の試掘調査に着手することとなり、平成10年 5月 25日 ～ 8月 31

日にかけて詳細分布調査が行なわれた。用地約180,000だ 中4500∬ を試掘調査 した結果、竪穴住居跡や製

鉄・鍛冶関連遺構等多数の遺構が検出され、76,130� の調査が必要と判断された。この結果を基に岩手県住

宅供給公社 と岩手県教育委員会事務局文化課が協議した結果、発掘調査を実施することとなり、岩手県教育

委員会へ調査を依頼した結果、相当量の埋蔵文化財を包蔵する広大な調査封象面積であることから、本調査

は三カ年計画で実施する旨の回答が示された。

これにより平成11年 3月 2日 、岩手県教育委員会は平成11年度埋蔵文化財調査事業について教文1251号で

当事業国に通知した。これを受け当センターは同年 4月 1日 付で岩手県住宅供給公社と委託契約を結び、平

成11年度は西側の30,319∬ の本調査に着手、平成12年度は中央部の23,942だ の調査を終了したが、平成 13年

度は東側の21,869ポ について予想以上の文化財が確認されたため、当初予定の三カ年計画での完了は困難と

なり、岩手県住宅供給公社 と埋蔵文化財センターの協議の結果、平成14年度に5,900ど の調査が繰 り越すこ

ととなった。
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第 2章 位置と環境

第 1節 位 置 と立 地

島田Ⅱ遺隊は、岩手県宮古市大字入木沢第 4地割ほかに所在し、JR東 日本山田線宮古駅の南方約2.5km付

近に位置し、遺跡の北西部には県立宮古短期大学が接 している。遺体の中央部は北緯39度36分48秒、東経

141度57分47秒付近にある。

宮古市は、岩手県沿岸部のほぼ中央に位置し、北側に田老町・岩泉町、西側に新里村、南側に山田町が隣

接する。また東側には太平洋を臨み、西側には早池峰山を最高峰とする山々が連なる、北上山地中部の東側

縁辺部の一端を成す。宮古市周辺の海岸には、浄土ヶ浜をはじめとする三陸海岸の景勝地が数多 く存在する

が、その海岸線は宮古市付近を境に南部と北部とで様相を異にする。釜石市を中心とした南部は湾と岬が入

り組んだリアス式海岸であるのに対し、北部は海岸段丘の発達した比較的出入 りの少ない隆起性の海岸線と

なる。所々には、高さ100mを越える海蝕崖が続いている箇所もみられる。

宮古市内を流れる河川は、盛岡市と川井村の境界に当たる区界峠付近に源を発する閉伊川、その支流の市

街地を流れる近内川・長沢川・山口川、宮古湾に注ぐ津軽石川、本遺跡の北西部を流れる人木沢川がそれぞ

れの低平地を形成している。地質的には東西を三分する津軽石川を境に様相が異なっており、西側は大半が

中生代白亜紀前期の宮古花尚岩と呼ばれる角閃石黒雲母花尚閃緑岩～ トーナル岩で占められ、磁鉄鉱が含ま

れる。それに対 し東側は、中生代白亜紀前期の大浦花尚岩と呼ばれる角閃石黒雲母アダメロ岩やデイサイト

質火砕岩、泥岩などが堆積 している。低地は、河川流域沿いの狭小な範囲に限定される傾向がみられる。標

高100m以下の丘陵地はこの低地周辺や海岸に沿ってみられ、閉伊川の北側においては板屋付近から東に山

地と低地に囲まれるように帯状に延び、南側では長沢川との合流地点や磯鶏西側の低地と山地の間に分布す

る。山地は丘陵地の背後に広がるが、起伏量が比較的少ない標高300m以下の中起伏山地あるいは標高200m

以下の小起伏山地である。

本遺跡は人木沢川流域によって形成された低平地沿いで、地殻変動による隆起作用で花筒岩が露出してで

きた標高100m以 下の丘陵地 (人木沢丘陵)に立地し、山地から北側方向に樹枝状に延びる尾根群とその谷

間からなる。これらは角閃石黒雲母花筒閃緑岩～ トーナル岩の隆起と小渓流の浸食により形成されている。

第 2節 遺跡 の概 観

島田Ⅱ遺跡の立地する人木沢丘陵は北上山地の東縁となるもので、東側は宮古湾に面し、北側は東流して

宮古湾に注 ぐ閉伊川に開析された谷 (谷底平野)に 区切 られる。南西側には北東に長い標高200m以下の小

起伏山地である花輪山地が後背地として続 く。またこの丘陵は南西から北東に流れて宮古湾に注 ぐ八木沢川

に解析された谷によっておよそ南北に三分され、遺跡はこの南狽I丘陵の北西部分にある。

遺跡の全体範囲は不明であるが、今回の本調査に先立ち、平成10年度には本事業に係る用地について詳細

分布調査を実施してお り、その結果18万どにおよぶ用地のうち、生活痕跡として確認される遺構等の分布か

ら必要とされる調査対象面積は約76.000だ となったが、遺構の分布状況と地形からは南側と東側にさらに広

がるものと推測される。また地形と過去の調査成果から島田遺跡と中谷地遺跡も本来的には一連の遺跡と考

-5-



歩
″望ら∫

瓜
ら

｀

ゾ

津 |:I島

島出“Ｂ
出
島
ク
ロ
コ
ン
ジ

ロ
ウ
ミ
ツ
バ
メ
繁
殖
地

@O

第3図 遺跡位置図

-6-

級)浄

忘

濃

↓竃 芭 港

イ

◆

　

一文

牛

、′ヽヽ
　　　　）イ、



E憂至∃
碑 蜘 躙

剛
海岸平野及び三角州

圏 搬砂息砂脚

∞
□
囲

剛
重
Ⅷ
鰯

第4図 地形分類図

-7-

巨≡≡∃中起伏山地

匡亜理露砂礫段丘I

□
饉

層畳曇曇i山
麓地及び他の緩斜面小起伏山地

砂礫段丘Ⅲ 扇状地

自然堤防

人工改変地

丘陵地 I

崖錐性扇状地

旧河道

崖
躙

浜及び河原



璽
剛
■

∞ 甥
勝 シルト岩醒

 区 ヨ 響 Ξテ万撃
調 艦

歴 □
礫・顔 蝋 土

囲   □ 蓮鶏 勇wトロ 勒 雌
[極ここ]角

閃死≠景雲母アダメロ岩
錘 藝

級 鋤

第5図 地質分類図

-8-

粘板岩 (チ ャー ト・

砂岩薄層を伴 う)

チャート

ドロマイト



ぐ◇

匠三ヨ尾根部

国璽霊谷部

平成 9年度 平成10年度

りf▼

i″荻

平成11年度調査区

第6図  周辺地形 と調査範囲図

哭!ぷ

ギI〔
I(碁

」= ■́

群:箋

/̈~千
籠疹riむ年度議誉送

-9。 10-



えられ、全体の中での時期差による各個の集落範囲は別としてではあるが、古代集落遺跡としては、遺構の

ない斜面部 (日 常用的な山道はあるのだろうが)も 含めて総面積は20万 だを超えるものと思われる。

遺跡の立地する地形は、南東側の後背部山地から北側方向に階段状に段差を持って順次高度を下げる複数

の尾根と谷間からなり、北西側は八木沢川に開析された大きな谷で区切 られる。用地内を平面的にみると北

側に開く比較的大きな谷 6本に区切られる形で、 5本の中心的な幹となる尾根がある。さらに水成の侵食や

崩落で刻まれた谷 (洞)が複雑な入 り組み模様となって、幹尾根から枝分かれする多数の枝尾根があ り、谷

(沢)と 尾根がネガ・ポジ的に樹枝状を呈している。東西両方向には同様の地形が続いており、北東側には

磯鶏館山遺跡、南西側には人木沢古館が隣接 している。尾根は頂部の幅が 1～ 8m以下のやせ尾根で、北側

方向に馬の背状に連続する段差をもって高度を下げる。両側は急勾配の斜面となって谷底に至 り、谷部はお

よそ幅の狭い小枝谷や洞状となっている。遺跡の標高は16～90m以上、調査区での標高は16～86mで、遺跡

最高位部から東側には宮古湾が眺望できる景観である。調査区最高位部の尾根と現道路面との比高は約70m、

尾根部と谷部の平均的な比高は20～30mほ どである。調査前の現況は、尾根部分は山林、深い谷の一部は休

耕田、斜面には一部伐採木を搬出するための道路がある。

遺構は尾根頂部と斜面上部および谷部にもあり、平成11年度は西側の幹尾根 1本 とその両側の大 きな谷及

び西端の枝尾根群、平成12年度は中央部の幹尾根 2本とその間の大きな谷及び翌年度調査区を区切る谷、平

成13年度は前年度未了となった幹尾根の一部と東側の幹尾根 1本と翌年度調査区を区切る谷、平成14年 度は

東端の幹尾根 と谷及び飛地の枝尾根と洞状の谷の調査を行った。なお、平成11年度調査区西端部で用地外か

ら廷びる複数の枝尾根の先端部とその間の谷部は、隣接する人木沢古館と複合する部分でもある。

第 3節 遺 跡 の基本 層序

遺跡の基本層序は全体的に後世の人的攪拌が少ない良好な状態を呈し、基盤層より上層の地積状況は地形

によって異なっているが、およそ表土から基盤層まででⅥ層に大別される。 I層表土は、森林腐葉上で草木

根を多 く含み、尾根部に薄く、谷底に向かい厚 く堆積する。Ⅱ層黒褐色土は、尾根頂部では薄いか、存在せ

ず、やはり谷底に向かい厚 く、谷部では分層される部分 もある。Ⅲ層黒色土～黒褐色土は谷部に限られる層

位で、崩落と水成の繰 り返しによる堆積で、大きい谷ほど沢が埋没して層序が多 くなる。Ⅳ層暗褐色土～褐

色土も尾根頂部には存在せず、V層の存在する一部谷頭から谷底に向かって厚 くなり、地区によって色調が

異なるが、堅く締まってお り、斜面低位では下位はV層 の漸移的な様相を呈する。V層黄褐色土は、隆起 し

た基盤層であるⅥ層風化花聞岩の上に部分的に存在する粘質土で、Ⅵ層の直上では白味を帯びている。

遺構の検出面は地形によって層位面が異なり、尾根頂部から斜面中腹まではⅣ層からⅥ層、斜面裾から谷

底にかけてはⅢ層で古代の遺構が検出された。ただし、上記のとおり谷部Ⅲ層の堆積状況は一様ではなく、

細分したⅢ層は地形状況によって相違があり、全域での対応は適わず、実際的には各区毎に検出面は異なる

ため、具体的には第 4章において地区毎の地形概況と合わせて述べることとする。なお、緑 7区では斜面部

のⅣ層と谷底ではⅢc層 で縄文時代の遺構が検出されたが、Ⅲc層上面には分析結果から白頭山苫刻ヽ牧火山

灰が部分的に認められ、土砂の堆積による水位や沢筋の変動などによる 2次堆積と考えられる。遺物包含層

はⅡ層が古代 となるが、谷底部分では堆積状況のためかⅢ層上位に縄文土器と古代の遺物が混在する。Ⅲ層

下位以下は基本的には無遺物層で、大きな谷部でのⅣ層及びV層 と基盤層のⅥ層の層厚は不明である。

一 H一

御 山ヽ内)



尾根頂部 斜面部

圭
ロ谷

基本層序

I層  10YR3/3(暗 褐)し まり欠、粘性やや有
腐食土主体の表上、層厚10～20cm

‖層 10YR2/2(黒褐)し まり・粘性やや有

層厚 0～20cm
m層  10YR2/1(黒 )～ 3/2(黒褐 )

しまりやや有、粘性有、

谷部においては分層される

Ⅳ層 10YR3/4(暗褐)～ 4/9(褐 )

しまり 。粘性有、層厚 0～60cm
V層 10YR5/6(黄褐)し まり 。粕性有

層厚不明
Ⅵ層 2.5Y6/6(明黄褐)し まり有、粘性無

風化花筒 (マ サ土 )、 層厚不明

第7図 基本土層柱状図
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第 4節 周 辺 の 遺跡

宮古市には岩手県教育委員会の報告によると、平成11年 4月 現在456ケ 所の遺跡が確認されている。第 8

図の図副中には、岩手県教育委員会と宮古市教育委員会の刊行物より主な193遺跡を抽出したが、島田Ⅱ遺

跡においては、縄文時代・古代から中世の遺構と遺物が確認されており、ここでは同時期の遺跡を中心に記

述する。                 ´

官古市の縄文時代の主な調査遺跡としては、市内北部太平洋側には前期から後期に営まれた集落跡で大規

模な土木工事の跡が窺える国指定史跡の崎山貝塚、本州最東部の重茂半島には前期初頭の集落跡が確認され

ている千鶏遺跡、内陸部には中期後半・後期後半から晩期の墓壊が多数発見された近内中村遺跡などがあり、

その他にも数多 くの遺跡が存在する。

本遺跡の主体時期となる古代の遺跡としては、藤原地区の藤原上町Ⅱ遺跡、赤前地区の赤前Ⅲ遺跡・赤前

Ⅵ人枚田遺跡、山口地区の泉町狐崎Ⅱ遺跡などの集落跡がある。また古代の集落跡に伴って確認されている

製鉄関連遺跡もある。田代地区の細越 I遺跡では平安時代の住居跡に伴い鍛冶炉が検出されている。同様に

花輪地区の鰹沢遺跡では急斜面を削平した平場から、赤前地区の小堀内Ⅲ遺跡では住居跡と共に確認されて

いる。近内地区の青猿 I遺跡では平安時代の製錬炉と思われる炉跡が斜面上で作業場を伴った形で確認され

ている。その他に入木沢地区の隠里遺跡群では鉄滓や羽口と共に土師器・須恵器も出土していることから、

古代の製鉄関連遺跡である可能性が高いと思われる。また本遺跡の近隣に目をやると、磯鶏館山遺跡におい

ては平安時代の竪穴住居跡が多数検出されている。その中でも9世紀の遺構が集中している西集落では鉄

津・炉壁・羽口が大量に出土している。同じく近隣の仏沢Ⅱ遺跡においても集落に伴い下部構造をもつ古代

の鍛冶炉と思われる炉跡が検出されている。

中世の遺跡としては、市内に広 く点在する城館跡が最も多い。第 8図 中に掲載した他、根城班・老木館

跡・根市館跡・長沢館跡・折壁館跡・払川館跡・重茂館跡などがある。これら市内の城館跡のほとんどは閉

伊氏の一族に関するものと考えられている。また、中世城館跡からも製鉄関連遺構は確認されており、千徳

城跡を中心とした千徳遺跡群からは、中世の製鉄炉と思われるものが、先述の磯鶏館山遺跡や小山田館跡で

は堀跡より鍛冶炉が検出されている。城館跡以外の中世の遺跡としては熊野町遺跡があり、15～16世紀代の

青磁碗や天目茶碗が出土している。遺構に関しては竪穴住居跡や掘立柱建物跡が検出されており、城館跡の

様相を呈しているが城館跡にみられるような遺構が全 くないことから、番所の様な性格を有する遺跡と考え

られている。

この他、古代から中世 (時期不明の遺跡を含む)で鉄滓・炉壁・羽口などが見つかっている遺跡が第 8図

中に掲げた中でも35遺跡 (調査地点の分かるものを除く)を数え、市内に多数の製鉄関連遺跡の存在が窺える。

ところで、『中谷地 。島田遺跡』として報告されている島田遺跡と磯鶏中谷地遺跡は本遺跡に隣接するも

ので、本遺跡と同時期と思われる平安時代の竪穴住居跡や土師器の必・菱類や鉄製品などが出土している。

この両遺跡は登録上は区分された遺跡となっているが、字名により便宜上 2つ に区切られているもので、位

置 。遺構・遺物の性格からも本遺跡と関連があるものと思われる。また、本遺跡北側の市道岸ノ前ラント沢

線開通工事の際、宮古市教育委員会によって本遺跡赤 7区北側と本遺跡西側と接する人木沢古館跡の一部が

未報告ではあるが調査されている。本遺跡赤 1。 2区は検出遺構・遺物から人木沢古館跡の一部である可能

性が考えられる。
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周辺の遺跡一覧表

NO 遺跡名 種別 時代 主な遺構・遺物 参考資料

1 島田Ⅱ 集落跡・生産遺跡 本 文 本文 1・ 2・ 19。 31

2 島 田 集落跡 平安 土師器・須恵器 3・ 16・ 19'31

3 磯鶏中谷地 集落跡 縄文・古代 土師器・須恵器・陥し穴 3・ 16・ 19・ 31

4 人木沢古館 城館跡 中世 主郭・二の郭・副郭・砦 16・ 19。 3ユ

5 磯鶏館山 集落跡・城館跡

生産遺跡

縄文～近世 竪穴住居跡・製鉄関連遺構・

貝層・建物跡・羽口

4・  16・ 19・ 31

6 柵館 I 散布 地 縄文 縄文土器 (早・中期 )・ 竪穴住居 16・  19・ 31

7 与茂子 I 散布地 縄文 縄文土器 19・ 21・ 25・ 31

8 岩 船 散布地 縄文 縄文土器 (前・中期)・ 鉄津・羽口

9 桜木 散布地 縄文・古代 縄文土器 (中・後期)。 土師器

黒石沢 散布地 縄文・古代 縄文土器 (前・中・後期 )・ 須恵器

早 稲 栃 Ⅲ 散布地 縄文 縄支土器 (中 ・後期)

アサナイ沢 散布地 縄文・古代 縄文土器 (前
。中期 )・ 羽口・

遮光器土偶・上師器・須恵器

16・ 19' 31

小平 I 散布地 縄 文 縄文土器 (中期 )・ 石器 15・ 19・ 22・ 26・ 31

/1ヽ S7Ⅱ 散布地 縄文 縄文土器 15。 19・ 31

小平Ⅲ 散布地 縄 文 縄文土器 15。 19・ 31

半 沢 散布地 縄 文 縄文土器 (中・後期) 19。 3ユ

高 根 土壌墓群 縄文 縄文土器 (中期 )・ 墓躾・土壊 12・ 15・ 19・ 3ユ

赤畑東 (赤畑を分割) 散布地 縄 文 近世 縄支土器・鉄津 19・ 31

寒 風 集落跡 縄 文 竪穴住居跡・土壊 19・ 3ユ

黒森マギ沢 散布地 縄文 縄文土器 (早期) 19・ 31

菅ノ沢 集落跡 縄文 古代 縄文土器 (早・中期 )・

土師器・鉄津・羽口

16・ 19・ 31

横 ,H 散布地 縄文・古代 縄文土器 (中期 )・ 土師器 16・ 19。 31

近内中村 集落跡 縄文・弥生・古代 縄文土器 (前・中期 )・

土師器・須恵器

16・ 19。 31

蜂 ケ沢 I 集落跡 縄文・古代 縄文土器 (前・後期 〉・鉄津・羽口 19・ 31

近内館 城館跡 中世 縄文土器 (前 。後期 )

土師器・須恵器

16・ 19・ 30'31

近内白石 I 製鉄跡 鉄 津 ・ 羽 口 16・  19・ 31

近内白石Ⅱ 散布地 縄文・古代 縄文土器 (後期 )。 土師器・

須恵器

16・ 19'31

近内大館 城館跡 中世 主郭・腰郭・物見台 16・  19・ 31

赤畑 集落跡 縄文 。近世 縄文土器 (中期 ) 15・ 19。 20・ 24・ 31

30 山口駒込 I 集落跡 縄文・奈良 縄文土器 (早～後期 )

土師器・須恵器

15・  19。 31

山口駒込 ] 集落跡 鉄津 19・ 31

天神山 散布地 縄 文・ 古 代 縄文土器・土師器・須恵器 19・ 31

廷 所 散布地 縄文 縄文土器 19'31

狐崎 集落跡 縄文・奈良・平安 縄文土器・土師器・鉄鏃 19。 31

山口館 (館山 ) 城館跡・集落跡 縄文・古代・中世 主郭・副郭・二の郭・三の郭・空堀 15' 19・ 22・ 27・ 31

拝殿峠 集落跡 縄文 縄文土器 (後期 ) 15' 19・ 31

神篭 石 散布地・祭祀跡 縄文・古代 縄文上器 (晩期 )・ 土師器・土偶 15。 19'31

人形鼻 散布地 縄文・古代 縄文土器 (後期)。

上師器・須恵器

15。  19・ 31

石倉平 散布地 縄文 縄文土器 (中・後期) 15・ 19' 31

40 拝殿ケ沢 散布地 縄文・古代 縄文土器・土師器 。須恵器・鉄津 15・ 19・ 31

黒森町 屋敷跡・鉄鋳物製作跡 近 世 陶磁器・鋳型片 12・ 29・ 31

小沢貝塚 貝塚 縄文 縄文土器 (早期 )・ 貝層 19・ 31

43 長磯 散布地 縄文 縄文土器 (前・中期 ) 19。 3ユ

佐 原 集落跡 縄文 縄文上器 16・ 19・ 31

平松 I 集落跡 縄文 縄文土器 (前・中期 ) 16・ 19'31

平松 Ⅱ 散布地 縄文 縄文土器 (前・中期 ) 16・ 19・ 31

平 松 Ⅲ 散布地 縄文 縄文土器 (前・中期 ) 16・ 19・ 31

日出町 I 散布 地 縄文 縄文土器 (前期) 16・ 19' 31

日出町 Ⅱ 散布地 縄支 縄文土器 (中期 )・ 羽口 16・ 19・ 31

日出町Ⅲ 散布地 縄文 縄文土器 16・ 19・ 31

沢日 I 散布地 古代 土師器 16・ 19'31

小沢Ⅱ大上 散布地 縄文 縄文土器 15・ 19。 31

熊野町 番屋跡 ? 中世 竪穴住居跡・青磁・茶臼 8・ 31

M 日影町 I 散布地 縄文 縄文土器 (晩期) 19。 31

鍬ケ崎館山貝塚 集落跡・貝塚・城館跡 縄文～中世 縄文土器 (早 ～後期)・ 製塩土器・

土残・貝層・腰郭・空堀

7・  15・ 19 '31
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井戸 ヶ洞 集落跡 縄 文 縄支土器 19・ 31

小山根 散布地 縄文・弥生・古代 縄文土器・弥生土器・土師器 19'31
板の沢 散布地 縄 文 縄文土器 (中期 )

下根市 散 布 地 縄 文 縄文土器 (中期 )・ 鉄津

田鎖館 (山合並館) 城館跡 中世 主郭・二の郭・空堀・物見台 19。 30・ 31

61 田鎖 散布地 縄文・古代 縄文土器 (中 ・後期)

土HF器・須恵器

19・ 31

黒田館 城館跡 中世 主郭・二の郭・三の郭・物見台 17・ 19'30・ 31

堀合館 (古舘) 城館跡 中世 主郭・腰郭・砦・空堀 6・ 17・ 3ユ

室井沢 I 散布地 縄文・古代 縄文土器 (中・後期 )・ 土師器 19。 31

神田沢 散布地 縄文・古代 縄支土器 (中期 )。 土師器 19・ 31

近内寺本 I 散布地 縄文・古代 縄文土器・土師器・須恵器 19'31
近内寺本Ⅱ 散布地 古代 土師器 19・ 31

千徳城 城館跡・製鉄跡 奈良・平安・中世 主郭・工の郭・三の郭・砦・

空堀・製鉄炉・鍛冶炉群

69 青猿 I 集落跡・製鉄跡 縄文・平安 Tピ ット・製鉄炉・竪穴住居跡 6・ 9・ 19・ 28・ 29'31
Ю 青疾Ⅱ 集落跡 弥 生 ・ 平 安 弥生土器 。土師器・竪穴住居跡 19。 31

青猿 Ⅲ 散布地 縄文・古代 縄文土器 (中期 )・ 土師器 19・ 31

長根 I 群集墳 弥生～中世 古墳・蕨手刀 。直刀

和同開弥・玉類

19・ 21 ・25・ 31

長根 Ⅱ 散布地 古代 土師器 19。 3ユ

長根Ⅲ 散布地 古代 土師器 19・ 31

長根寺Ⅱ 散布地 縄文・古代 縄文土器・土師器 19'31
泉町狐崎 I 散布地 古代 土師器 19'31

77 泉町狐崎Ⅱ 集落跡 縄文・奈良・平安 縄文土器・土師器・竪穴住居跡 19・ 31

鴨崎 I 集落跡 古代 土師器 19・ 31

¶母世奇] 散布地 古代 土師器・須恵器 19。 3ユ

笠聞館 城館跡 中世 郭・腰郭・砦 19。 31

横 山 集落跡・貝塚 古代 土師器・須恵器・鉄津 19・ 31

岩ヶ沢 散布地 縄文・古代 縄文土器 (前期 )・ 土師器・須恵器 16・ 19'31

木戸井内 散布地 縄文 縄文土器・竪穴住居跡 19。 31

小山田館 城館跡・製鉄関連遺構 中世 郭 。主郭 。二重空堀・鍛冶炉跡 15・  19。 28・ 31

小山田 I 散布地 古代 土師器 。鉄津 15・ 19・ 31

小山田Ⅱ 散布地 古代 土師器 15。 19'31

松山館 城館跡 古代 。中世 蕨手刀・須恵器・主郭・

工の郭 ,三の郭・砦・腰郭・空堀

18・ 19'31

松山下谷地 散布地 縄文 。古代 縄文土器・土師器・須恵器・鉄津 18・ 19'31
大地日沢 集落跡 古代 土師器・竪穴住居跡 18・ 19・ 31

隠里 I 集落跡 縄文・古代 縄文土器 (中期 )・ 須恵器・鉄津 18・ 19。 31

隠里 Ⅱ 集落跡 縄支・古代 縄文土器 (中期・後期 )

土師器・鉄津

18・  19・ 31

隠里皿 集落跡 縄文・古代 縄文土器 (中期)

土師器・須恵器

18・ 19。 31

隠里Ⅳ 散布地 縄文・古代 縄文土器 (中・後期 〉・土師器・

須恵器・鉄津・羽口

18・ 19'31

隠里 V 散布地 古代 土師器・鉄津 18・  19・ 31

隠里Ⅵ 散布地 古代 土師器・鉄津・羽口 18・ 19・ 31

隠里Ⅷ 散 布 地 縄 文 縄文土器

守ノ越 I 散布地 縄文 縄文土器 16・ 19・ 3]

守ノ越 ] 散布地 縄文 縄文土器 16・ 19・ 3]

守ノ越 Ⅲ 散布地 縄文・古代 縄文土器・土師器 16・ 19'3ユ

守ノ越Ⅳ 散布地 縄文・古代 縄文土器・土師器 16・ 19・ 31

猿楽峠 散布地 古代 土師器 16・ 19'3&
磯鶏竹洞 I 集落跡 平安・古代 縄文土器 (中期 )・ 土師器 19・ 31

磯 鶏 竹 洞 Ⅱ 集落跡 縄文・古代 縄文土器・土師器 16・ 19・ 31

104 鍬ヶ崎仲町 散布地 縄 文 縄文土器 19'31
夏保 散布地 縄 文 縄文土器 19。 31

鍬 ヶ崎上町 散布地 縄文 縄文土器 19。 31

藤原上町 I 散布地 縄文・古代 縄文土器 (前期 )・ 須恵器 19'31
藤原上町Ⅱ 集 落 跡 奈 良 竪穴住居跡 19。 31

藤原上町Ⅲ 散布地 縄文・古代 縄文土器・土師器 19・ 31

光岸地 集落跡・貝塚 縄 文 縄文土器 (晩期 ) 19・ 31

1 磯鶏石崎 散布地 縄文・古代 縄文土器・土師器 19。 3ユ

2 小沢田貝塚 貝塚 縄文・古代 縄文土器・土師器・須恵器 。貝層 19・ 3ユ

3 早坂 貝塚 縄文・弥生・古代 縄文土器・土師器・須恵器・貝層 19'3]
4 上赤寸Ⅱ 散布地 縄文・古代 縄文土器 (中期 )。 上師器 19・ 3]
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上村 Ⅲ 散布地 縄文・古代 縄文土器 (中期 )・ 土師器 9・ 31

上村 Ⅳ 散布地 縄文・古代 縄文土器 (中期 )・ 土師器 9。 3ユ

7 上村貝塚 集落跡・貝塚 縄文～平安 縄文土器 (中期 )。 貝層・住居跡 15' 19・ 20・ 23・ 3ユ

磯鶏蝦夷森貝塚 貝塚 縄文・古代 縄文土器 (中期 )・ 土師器

須恵器・人骨・骨角器

15' 19・ 31

仏沢 I 散布地 古代 土師器 15。 19。 31

仏沢 Ⅱ 集落跡 縄文・平安 縄文土器・土師器・鉄津 15・ 19・ 31

鰹 沢 集落跡 平安 土師器・鍛冶炉・竪穴住居跡 13・ 31

花輪館 (エ ゾ館) 城館跡 中世 主郭・二の郭・腰郭・砦・空堀 19・ 31

下折壁 I 散布地 縄文 縄文土器 19・ 3ユ

下祈壁Ⅱ 城館跡 中世 郭 19・ 31

125 ミヤナリ沢 散布地 縄 文 縄文土器 19・ 31

中折壁 I 散布地 縄文 縄文土器 (前～後期 ) 19・ 31

127 下 大 野 I 散布地 縄文 縄文土器 19・ 31

128 真木田 散布地 縄 文 縄文土器

七所沢 I 散布地 古代 土師器 18・ 19'31

七所沢 Ⅱ 散布地 縄 文 縄文土器 18・ 19。 31

七所沢皿 散布地 縄 文 縄文土器

入木沢Ⅱ 散布地 縄 文 縄文土器 16・ 19。 31

入木沢Ⅲ 生産遺跡 鉄津

入木沢新館 城館跡 中世・近世 主郭 。この郭・三の郭・

腰郭・砦・空堀

16・ 19・ 30'3ユ

白山下 散布地 縄 文 縄文土器 (中期 ) 16・ 19 '31

鱒沢館 城館跡 中世 主郭・腰郭・水堀 19。 3ユ

鱒沢 ] 散布地 縄文 縄文土器 (前～後期 )・ 鉄津 19・ 3ユ

八木沢駒込 I 集落跡 縄文・古代 縄文繊維土器・土師器・鉄津 16・ 19 '31

入本沢駒込 ] 散布地 縄 文 縄文土器 (前期 )・ 須恵器 16・ 19'31

40 入木沢Ⅲ野来 集落跡 縄 文 縄文土器 (早・前期 ) 16・ 19 ・31

高浜Ⅳ横須賀 散布地 縄文 縄文土器 (中・後期 ) 16・ 19 ・31

42 高浜 V下地神 散布地 縄文 縄文土器 (早～中期) 16・ 19'31

高浜Ⅵ地神 散布地 縄支 縄文土器 (中 期 ) 16・ 19 ・31

大谷地 I 散布地 縄文 縄文上器 18'19・ 31

大谷地 Ⅱ 集落跡 縄 文 縄文土器 (早～中期)。 鉄津 18・ 19'31

大谷地Ⅲ 散布地 縄文土器・鉄津・羽口 18・ 19'31

大谷地Ⅳ 散布地 縄文 縄文土器 18・ 19・ 31

大谷地V 散布地 縄文 縄文土器 18・ 19 ・31

→ 下大谷地 I 散布地 縄 文 縄文土器 (前・中期 ) 18・ 19'31

下大谷地Ⅱ 集落跡 縄 文 縄文土器 (前・中期 ) 18・ 19'31

下大谷地皿 散布地 縄 文 縄文土器・鉄津 18 ・ 19 ・ 31

下大谷地Ⅳ 散布地 縄 文 縄文土器 18・ 19。 31

下大谷地W 散布地 鉄 津 18 ・ 19 ' 31

下大谷地Ⅵ 散布地 縄文 縄文土器 (前～後期 )。 鉄津 18 ・ 19 。 31

金浜館 城館跡 中世 主郭・帯郭・空堀 5。  16。 19・ 31

金浜 I 散布地 縄文 縄文土器 (前～後期) 10・ 19。 31

金浜Ⅱ 集落跡 古代 土師器 19・ 31

金浜Ⅲ 散布地 縄 文 古代 縄文土器・土師器 19・ 31

金浜Ⅳ 散布地 縄文 縄文土器 19・ 31

金浜V 散布地 縄文 縄支土器 (中期)。 鉄津 19・ 3ユ

金浜堤 ケ沢 製鉄跡 鉄津 19・ 31

賽の神 散布地 縄 文 縄支土器 (前～後期 ) 18・ 19。 31

坂ノ下 散布地 縄 文 縄文土器 16・ 19・ 31

今ケ洞 散布地 縄 文 縄文土器 (前～後期 ) 16・ 19・ 31

熊 野 散布地 縄 文 縄文土器 16・ 19'31

堀内 I 散布地 縄文 縄文土器 18・ 19・ 31

167 堀内Ⅱ 散布地 縄 文 縄文土器 18・ 19・ 31

堀内Ⅲ 散布地 縄 文 縄文土器 (前・中期 ) 18・ 19'31

169 堀内Ⅳ 散布地 縄 文 縄文土器 18・ 19'31

±70 (白 浜)大田浜 I 散布地 縄 文 縄文土器 (中 。後期) 9・ 31

白浜大田浜Ⅲ 散布地 縄 文 縄文土器 (中期 ) 9・ 31

172 白浜大田浜Ⅳ 散布地 縄文 縄文土器 9・ 31

173 白浜大田浜V 故布地 縄 文 縄文土器 9・ 31

174 上大野 I 集落跡 縄 文 縄文土器 (前期 Ⅲ 9・ 3ユ

175 上大野 Ⅱ 散布地 縄文 縄文土器 (前・中期 ) 9。 31

長沢街道 I 散布地 縄 文 縄文土器 (中期 ) 9・ 31

長沢街道Ⅲ 散布地 縄 文 縄文土器 9・ 31

馬越 I 散布地 縄文・古代 縄文土器 (後期 )・ 土師器・鉄津 9・ 3ユ
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馬越 Ⅱ 集落跡 古 代 土師器・鉄津 19・ 3]

山崎館 城館跡 中世 主郭・腰郭・砦 19。 3ユ

津軽石大森 散布地 縄文 縄文土器 (中・後期 ) 19。 31

沼里 集落跡 縄文・奈良 縄文土器 (後期 )。 土師器 19・ 31

沼里錦 城館跡 中 世 主郭・腰郭・堀 19'3ユ

久保田 散布地 縄文・古代 縄文土器・土師器 19'3ユ

小堀内 X 集落跡 縄文・弥生・奈良 縄文土器 (前～後期 )・ 弥生土器

土師器・石皿

18・ 19。 31

小堀内 I 散布地 縄文 縄文土器 18・ 19'31

小堀内皿 散布地 縄 文 古代 縄文土器 。竪穴住居跡・鍛冶炉 18・ 19'31

赤前 I牛子沢 散布地 縄文 縄文土器 (前～後期 )・ 陶磁器 (中世) 14・ 19・ 31

赤前Ⅲ 集落跡 縄文・平安 縄文土器 (早 ・中期 )・ 鉄津・羽口 15' 19・ 31

赤前Ⅳ人枚田 集落跡 縄文 平安 縄文土器 (早・中期 )・ 鉄津・羽口 15。 19'31

赤前V柳沢 散布地 縄文・古代 縄文土器・土師器 10 。 19 ・ 31

赤前Ⅵ釜屋ヶ沢 散布地 縄文 縄文土器 19・ 31

赤前館 城館跡 中世 主郭・二の郭・腰郭・砦 19・ 31
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第 3章 調査の概要と整理方法

第 1節 調 査 経 過 と整 理 経 過

《平成12年度》

平成12年度の発掘調査は、平成12年 4月 19日 から■月30日 まで行った。

4月 19日 午後、発掘機材を搬入 し、プレハブ事務所 。休憩所 。道具置き場設置等の準備作業を行う。

24日 から5月 9日 までは、樹木が残っているなどの理由で、平成10年度の詳細分布調査で一部試掘が行え

なかった谷部 (緑 7～ 10区 )に トレンチやテス トピット等の試掘と、平成10年度の試掘 トレンチの一部をク

リーニングして状況確認を行い、前年度と調査担当者が大幅に入れ替わったこともあって、調査当初に層序

等について調査員の共通認識の理解を図った。

5月 8日 には降雨のため現場作業を中止し、今年度分も含め、これまでに行われた試掘調査や発掘調査の

成果を踏まえて推測される作業量を考え、発掘調査の長期的な進行計画の策定と調査員 2名毎の 3班体制の

分担割についてミーテイングを行った。具体的には試掘結果から現在でも水流のある緑 7区の谷底と、急勾

配の傾斜地である緑 8区南部及び緑 9区の中腹より上位には遺構が確認されず、遺物もほとんど出土しない

ことから、この部分 (約 3,000∬ )では面的な調査は不要と判断し、遺構の多い尾根部 (赤 15～ 24・ 緑11・ 12

区)約 13,000笛 に 2班、比較的少ないと思われた谷部 (緑 7～ 10区)約 6,000だ に 1班の体制とし、調査面積及

び推測される遺構数と精査の難易度から、主に経験年数と資質により、全体及び尾根部の主担当は小山内・

副担当赤石、谷部主担当は本多と分担割を行い、 9日 から本格的に調査に着手することとなった。

9日 からは粗掘作業開始。これまでの試掘結果から前年度同様に表土およびⅡ層は重機による除去が可能

と判断し、前年度の稼動状況から今年度は当初から重機 2台で尾根部と谷部で平行して作業を行い、尾根部

は6月 8日 、谷部は7月 4日 で終了した。また、尾根部の粗掘が予定よりも早 く進んだため、 6月 12日 から

予算の許す限り、次年度予定調査区の一部 (緑13区約4,000だ )について重機で トレンチ掘 りを行った。しか

しこの谷部では遺構は確認されず、遺物は尾根からの流れ込みと思われるものがわずかなことと、傾斜のき

つい比較的大きな谷のため、湧水で掘削が困難な状況ということから面的な調査は不要と判断された。

ところで、調査にあたっては調査面積が約 2万 2千だと広大で起伏に富み、地形的に独立した部分的なブ

ロックとなる範囲が多いことから、前年度同様に便宜的に調査区西側から大きくD～ F区と3分割し、さら

にDoF区の尾根では枝尾根を分割し、幹尾根が階段状を呈することから、段毎に、谷部は沢筋毎に区分し、

尾根部は赤区、谷部を緑区と細分割した。具体的には地形によってV字形に開 く幹尾根の西側がD区 (赤 15

～22区、緑11。 12区 )、 東側がF区 (赤23・ 24区 )、 これらの間の谷をE区 (緑 7～ 10区)と した。

5月 10日 から粗掘の終了した調査区について順次遺構検出作業を開始。 6月 下旬にはほぼ検出が終了した

と思われたが、緑地帯残存部と思われた尾根部のF区赤24区 と谷部緑 8区の北端は実は未伐採であり、調査

範囲が広がることが判明し、人力による粗掘で拡張を行う。赤23・ 24区では遺構の重複が複雑で、個々のプ

ランの把握が難しく、緑 7区でも重複遺構と思われる等高線に平行する横長のプランが数ヶ所確認され、各

個のプランの把握にはかなり困難で、さらに谷底のⅢ層以下の層序は識別が難しく、検出面 (掘 り込み面)

の把握に手間取る状況であった。また緑 7区北側斜面上位で緑 8区 との境界付近に炉跡と思われる焼土遺構

が確認され、一部拡張する必要が生じたが、進行上、検出作業は一旦 7月 14日 で終了とした。
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5月 23日 には委託した基準抗の 1回 日 (D区北側とE区分)の打設が行われる。

6月 2日 からは、本格的な遺構精査に取 り掛かる前に、遺構の状況や傾向的な感触を得るためと新人職員

の研修を兼ねて、谷部 (緑 7区)では本多、尾根部 (赤20区)では主に赤石両調査員が作業員数名と共に遺

構精査開始。谷部では急勾配の斜面のため山側の壁崩落が著 しく、重複すると思われる横に長い不鮮明なプ

ランが 5ケ 所確認されてお り、今後の上捨て移動などの安全と作業効率を考え、また検出面がⅥ (マサ土)

層と比較的プランの把握が楽なこともあって斜面上位に位置するものから着手した。これを当初 S X 101～

03と 考えて精査を進めていたが、 8月 上旬には結果的にS X 101'02・ S127・ 43の 4棟と土坑数基が上下

にも重複していることが判明し、これ以降、状況の類似する 4ケ所のベル ト設定と掘 り下げに苦慮すること

が多くなった。また尾根部では、前年度同様に廃棄した竪穴住居の窪みを利用してえ窯が構築される状況に

あることが判明し、やはり掘 り下げに注意が必要と感じる。

6月 20日 には委託した基準杭の 2回 日 (D区南側とF区分)の打設が行われる。

6月 末で藤原期限付職員退職、 7月 中旬菊池期限付職員が配置される。

7月 14日 には一応の遺構検出作業を終える。この段階で検出された主な遺構は、尾根上では掘立柱建物

跡・竪穴住居跡等約50棟、土坑類約60基、谷部では竪穴住居跡・工房跡等約15棟、土坑類約30基、鉄生産関

連炉と思われるもの10基、貝塚 1基などがあり、平成10年度の試掘から推定していた遺構数を上回ることが

判明し、予定調査期間での調査終了を考えると、作業をより効率イとする必要が感 じられた。

7月 17日 からは地区分担割による 3班体制で、赤15区 1/1ヽ 山内・菊池)。 21区 (赤石 。小林)。 緑 7区 (本

多・川又)か ら本格的な遺構精査を開始する。ただし川又期限付職員については当初新人研修として赤15区

に配置した。 8月 9日 から川又調査員が谷部に移動して精査遺構数が増加 し、緑 7区北側上位斜面の拡張も

開始する。 8月 中旬には菊池調査員が転出し、東海林調査員が転入。

8月 中旬までの各区の進行状況は、谷部の重複が先のとお りであり、尾根部でも昨年同様に狭い地形なた

め限られた場所で遺構の重複が多 く、焼失住居などもあり、さらに今年も暑い夏が続き、作業員の健康管理

もあって休憩時間を多 く取る必要があり、また調査員の実力不足ということも重なりやや遅れ気味となって

いた。特に谷部ではここまで調査員一人体制ということもあったが、当初に着手した重複遺構群に難渋 し、

このほかは土坑類数基が終了と遅々として調査が進まない状況が続いた。

8月 下旬には緑 7区拡張部 (実質は緑 8区 )の粗掘と遺構検出も一応のめどがついたが、工房跡と思われ

る上下の重複が数棟 と南側横にもまだ重複して広がる様相を呈する。

9月 も前月に引き続いた作業を行う。26日 には尾根部ではD区がほぼ終了し、 F区赤23区 の調査に着手。

やや遅れ気味ではあるが、調査員個々のレベル向上と共に作業効率がアップしてきた。しかし谷部では精査

着手遺構数は増えたものの、横に重複するのみならず、古い竪穴住居を利用して貼床を繰 り返す工房やその

逆の利用などの上下に重複するものもあり、遺構数は平面的に確認できた以上に増加 し、こうした重複関係

が難しいこともあって地区主担当が判断と決断を下せず、9月 中も日に見えて調査が進行しない状況が続き、

予定期間での調査終了は困難な状況となった。

27日 、委託者である岩手県住宅供給公社と宮古市都市計画課の視祭。この時点で精査未着手区域は赤17・

23区北側 。24区 。緑 9～ 12区 と緑 7区拡張部 (緑 8区北部)、 未了遺構数としては、精査中のものも含め、

竪穴住居・工房等約40棟、土坑類約30基、鉄生産関連炉約10基 などがあり、当センター調査第一課長を通し

て現状から予定範囲の期間内での終了は難しいとの説明を行う。今後の調査計画の変更については10月 末の

状況を見て協議することとなった。
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30日 、現地説明会開催。参加者83名。

10月 からは地区割分担の担当配置替えにより現状打開を図ることとした。これにより赤石・東海林の 2名

を赤23区南部の精査に残 し、小山内が緑 7区、小林が赤17・ 緑11・ 12区 にと、かなり遅れの見られる谷部に

作業の重点を置 く体制とした。

10月 3・ 4日 には鉄生産関連炉・焼土遺構 。竪穴住居カマ ド燃焼部焼土の数基で熱残留磁気測定を行 う。

10月 4日 、緑11区の竪穴住居に廃棄された貝塚の精査に着手。 2× lmの広が りで最終的には深さ30c m

の14層 に細分される堆積状況であり、およそ精査に1月 を費やした。

10月 上旬、緑 7区拡頂部で確認し、精査を行っていた工房跡はやはり南側に重複して広がる模様で、再度

粗掘を行い拡張したが、実は上方の赤24区 との続きの未伐採の緑地化残存部と思われた部分でもあり、斜面

下方の精査状況から土捨てが難しく、この部分は今年度中には無理と判断され、作業を中断する。

10月 下旬、貝塚のあった竪穴住居を除き、赤17・ 緑11・ 12区の調査終了。緑 7区では鍛造剥片が多量に視

認できる鍛冶炉 (S XW26A・ B・ 28)や鉄砧石が残る鍛冶炉 (S XW27)が工房から検出され、形態的な類

似性が認められた。また斜面裾部では複式炉をもつ竪穴住居跡が 1棟確認され、この位置する等高線上では

焼土遺構数基が検出されていたが、縄文土器が少量ながら出土し、検出面がⅢc層上面であることから、こ

の部分の遺構は縄文時代に帰属する可能性が考えられた。この段階での調査の進捗状況は、赤23区】ヒ側・

24・ 緑 9。 10区の精査は未着手、緑 8区北側は続行不可能で、調査期間を延長しても谷部緑 9・ 10区 の終了

までが精一杯と考えられた。

11月 、調査が延長されることとなったが、室内整理作業も始まることから、野外作業と平行して行 うため

に、先行 して本多調査員が室内整理にあたることとした。

11月 上旬、赤23区南側・緑11区の調査終了。緑 9。 10区の精査に着手。

同15日 、県文化課・委託者立会いのもと調査終了確認を行った。現状から赤23区北側 。24・ 緑 8区】ヒ側は

次年度に廻し、緑 9。 10区 については予算と時間の許す限り終了を目指すことで協議がなった。精査が繰 り

越すこととなった主な遺構数は、掘立柱建物跡 。竪穴住居・工房等が約30棟、鉄生産関連炉が 4基、土坑類

約30基、溝 3条などである。また次年度予定範囲であった緑13区 は今年度の終了として確認を得た。

17日 、緑 7区調査終了。残すは緑 9・ 10区 となった。調査面積と残 り遺構数から作業員を半数に減ずる。

22日 、発掘機材の第 1回搬出。

29日 、緑10区終了。緑 9区では、当初 2棟 と思われた工房がやはり上下に重複するものであり、天侯的に

もこれ以上は精査続行は困難ということから、床面施設の精査は次年度に残すこととし、午後から越年のた

めの作業を行う。

30日 、前日に引き続き越年のための作業を行い、残 りの発掘機材を搬出し、野外調査を終了した。

室内整理作業は11月 1日 から平成13年 3月 31日 まで行った。

11月 中は、貝類 と鉄津類の仕分け及び鍛造剥片の抽出、鉄製品の保存処理と鉄津の成分分析準備、石器類

の選別と羽回の接合及び登録作業、野外調査の写真整理などを行った。

12月 からは調査員全員が野外調査から帰還し、整理の体制が整い、持ちかえった土器類の注記・接合・復

元と遺構第 2原図・遺物登録の台帳作成などを行う。

1月 からは遺物の実測・遺構 トレースを開始。 2月 下旬からは遺物実測図の トレースも合わせて行う。

3月 上旬、保存処理委託していた鉄製品が納品される。中旬には遺物写真撮影を行う。鉄製品を除 く、遺

構・遺物の トレースまでを終えて、31日 をもって平成12年度分の整理作業を終了した。
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《平成13年度》

平成13年度の発掘調査は、平成13年 4月 18日 から12月 7日 まで行った。なお、調査に先駆けて4月 6。 9

日には重機を使用 して侵入路の整備を行った。

4月 18日 午後、発掘機材を搬入 し、プレハブ事務所 。休憩所 。道具置き場設置等の準備作業を行う。

23日 から5月 14日 までは、平成10年度の詳細分布調査で一部試掘が行えなかった範囲にトレンチやテス ト

ピット等の試掘と、平成10年度の試掘 トレンチの一部をクリーニングして状況確認を行い、調査担当者が大

幅に入れ替わったため、基本層序等の共通認識の理解を図った。ところで、調査にあたっては調査面積が約

2万 2千∬と広大で起伏に富むことから、これまで同様に便宜的に調査区西側から大きくG～ I区 と3分割

し、谷部は沢筋毎に区分 し、尾根部は赤区、谷部を緑区と細分割 した。具体的には南部飛地がG区 (赤 26、

緑14区 )、 中央部がH区 (赤27、 緑 13・ 17区 )、 東部が I区 (赤28、 緑15・ 16区 )、 それと前年度未了となった

西部F区 (赤23北側・24・ 25区)と E区 (緑 8。 9区)である。

5月 1日 からは、これまでと同様に表土およびⅡ層は重機による除去が可能と判断されたため、重機を稼

動させ、調査区東端の谷部 (緑15区 )か ら粗掘開始。14日 からは 2台体制 とし、比較的大きな谷部の緑17区

の試掘も行う。試掘の結果、緑14区下方・16・ 17区では遺構が確認されず、遺物もほとんど出土しないこと

から、この約5,000だ では面的な調査は不要と判断し、今年度の調査は尾根部が主体と考えられた。重機の

進入が不可能な部分の人力による粗掘及び重機の粗掘も6月 19日 で終了。

5月 14日 からは粗掘と平行 して、東部の粗掘終了調査区 (緑15区)か ら順次遺構検出作業を開始。また、

前年度未了となった緑 9区の竪穴住居 1棟 と工房 2棟の床面施設の精査に着手。竪穴住居では鉄砧石が残る

鍛冶炉、工房では周堤状に炉壁が認められた鍛冶炉が検出される。

5月 28日 には委託した基準抗の 1回 目(GoH区 )、 6月 22日 には 2回 目(F・ I区 )の打設を行った。

6月 26日 、検出作業終了。この段階では、主な遺構 として竪穴住居・工房等約150棟、炭窯・土坑類約130

基、鉄生産関連炉約10基などがあり、前年度未了分も含めて100棟は超えないと見こんでいた遺構数が大幅

に上回ることが判明した。

6月 25日 からは本格的に遺構精査開始。調査開始前の計画では東部 (G・ I区 )。 中央部 (H区 )。 西部 (F

区)の 3地区分担割の 3班体制で行う予定としていたが、当初は新規配置調査員が遺構の状況や感触を得る

ためと新人職員の研修を兼ね、前年度からの継続調査員とのペアでF区 とH区の 2地区から精査に着手した。

7月 3日 、検出した遺構の数量からみて、これまでの実績からすると現状の体制と期間では物理的に終了

は困難と判断され、委託者 (岩手県住宅供給公社)に対して状況説明を行うための現地協議を行う。

7月 中は、現地協議での回答待ちということもあって、 2地区の精査を継続する。工房跡からは流動津の

出土も少なく、前年度同様に鍛造剥片が視認される鍛冶炉が主体と見 られ、竪穴住居でも鍛冶炉が検出され

る状況である。

8月 下旬、今年度も竪穴住居や工房の上下の重複が認められ、170棟まで増加。

9月 初旬、委託者から回答があり、予算の許す限り今年度調査を行い、残部については次年度に継続して

調査を行うこととなった。これを受けて、11月 末まで調査期間が延長となり、調査方針としては虫食い状態

の終了とせず、現在精査を行っているF・ H区 17,567∬ の終了を目指すこととし、前年度未了を含めて多 く

の工房群が見こまれるF区を2班体制として進めることとした。この時点での 2地区で確認されている主な

遺構は竪穴住居 。工房等は約140棟、炭窯 。土坑類約100基、鉄生産関連炉約20基などである。

9・ 10月 中は各区で遺構精査を進めるも、やはり竪穴住居や工房の上下の重複が認められ、着実に遺構数
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が増加し、また赤25区では床面で鍛冶炉が多数検出され始める。終了目標の達成がかなり困難な状況となり、

しかも、 8月 下旬から10月 上旬は天候不順で思うように調査が進行せず、 2地区の終了も危惧される状況と

なった。

11月 は天候が回復し、赤25区を除き、ほぼ他地区の精査は目処が立つ状況となった。調査の進捗状況は好

転するも、季節的に作業効率はあまり思わしくない。中旬からの残 り期間は赤25区に全勢力を投入。

5日 、秋田大学西谷教授に依頼 した熱残留地磁気測定を実施。

18日 、現地説明会実施。参加者約200名 。

30日 、県文化課・委託者立会いのもと調査終了確認を行った。現状から赤25区斜面部 (約 1,600∬ )。 27区

東側斜面の一部 (約200∬ )は次年度に繰 り越すことで協議がなり、来年度の調査面積は7月 の協議段階より

もやや増えて5,900だ となった。

12月 の第 1週は赤25区 で精査中の遺構の終了に徹 し、さらに重複が確認された遺構を含め越年のための対

策と重機による土砂流出防止のための上留め作業を行った。未精査となった主な遺構はさらに微増し、竪穴

住居・工房等が約60棟、鉄生産関連炉が 8基、炭窯・土坑類約50基、廃滓場 4ヶ 所などである。

7日 、発掘機材を搬出し、平成13年度の野外調査を終了した。

室内整理作業は11月 1日 から平成13年 3月 31日 まで行った。

11月 中は、土器類羽回の注記・接合・復元、鉄製品のサビ除去、野外調査の写真整理などを行った。

12月 からは調査員全員が野外調査から帰還し、整理の体制が整う。前月に引き続 く作業と各種遺物の選別

をして、遺構 。遺物の台帳登録を行う。保存処理委託するため鉄製品の実測を開始。

1月 からは各種遺物の実測と遺構第 2原図作成を行う。また鉄津類と貝類の仕分け選別を開始。中旬から

遺構 トレースも開始。 2月 下旬からは遺物実測図の トレースも合わせて行う。

3月 、中旬には遺物写真撮影を行う。遺構・遺物の トレースまでを終えて、31日 をもって平成13年度分の

整理作業を終了した。

《平成14年度》

平成14年度の発掘調査は、平成14年 4月 10日 から8月 22日 まで行った。

4月 10日 午後、発掘機材を搬入し、プレハブ事務所・休憩所・道具置き場設置等の準備作業を行う。

今年度の調査区は、西部F区 (赤25区)と 中央部H区 (赤27E区 )の一部前年度未了区があったため、南部

飛地のG区 (赤26・ 緑14区)と 東部 I区 (赤28・ 緑15区)と 併せて 4箇所に分散 していたが、表土除去と一応

の検出は前年度に終えてお り、およその遺構数 (過去の実績から重複による遺構数の増加は見込まれたが)

を把握 していたことから、 2班体制として調査員の分担地区を決め、翌日から早速、前年度精査途中となっ

ていた赤25区 の検出クリーニングから開始。

15日 からは遺構精査に着手。赤25A・ B区では重複が著しく、またA区ではⅢ層黒色土が検出面で、なお

かつ廃津 (土)場中で重複する遺構が多いため、見極めが難しい状況であった。精査を進めるとやはり、前

年度と同様の状況を呈し、鍛練鍛冶炉の存在を窺わせる鍛造剥片が竪穴状の遺構で何ヶ所か視認される。

5月 連休明けには赤25区の精査に目途がたち、小山内・亀班の大半が先発 して赤28区 のクリーエングに着

手。赤28区尾根では北側先端から南側に向かい遺構数が多 く、重複も著 しくなり、住居状の遺構は人為的な

埋土のプランが確認される場合が日に付 く状況であった。また鍛冶主体の前年度調査区では見られなかった

楕円形基調の大型の炭窯が南部に集中する様オロを呈していた。

14日 からは赤28区の精査開始。重複の少ない北部から着手。下旬には赤25B o D区 の精査を終えて合流し、
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緑15区のクリーニングを行う。この谷部では前年度表土除去時に製鉄津を主体とする廃津場が確認されてい

たが、その斜面上方に長方形のテラス状のプランと卵形のプランで一部還元部が見える製鉄炉とおぼしき炉

跡を検出する。遺構数はあまり多 くない。

6月 初旬には遺構数量と調査期間を考慮し、また調査区が狭いこともあって作業が混雑したため小山内・

亀班を分離し、赤28区南部の精査にも着手することとした。また赤25A区 も終了し、小林班が赤26・ 緑14区

のクリーニングと精査開始。比較的遺構密度が希薄で重複も少なかったため順調に進行し、 7月 初旬には最

後の赤27区 の精査にも着手。

6月 中は各区で遺構精査を精力的に行ったが、雨天が多 く進行状況はやや遅れ気味となる。G区 を除いて

各調査区とも前年度までと同様、特に住居状の遺構の重複が多 く、赤28区南部では竪穴住居埋土中に土坑、

また炭窯や土坑の埋土中に炉跡が確認されるなど精査に手間取る状況である。

7月 も先月に引き続 く状況で遺構精査を継続した。

11日 、台風 6号接近。前日と翌日は事前対策と事後処理を行った。心配したほどの被害はなく、ほとんど

調査に影響は及ばなかった。

15日 、台風 7号接近。前 日は事前姑策を行ったが、 6号よりもさらに軽微な被害状況であった。

16日 からは現地説明会を視野に入れ、緑15区の製鉄炉の精査にも着手。

26日 、委託者説明会。当初の調査予定期間は7月 末であったが、台風などの天候上の理由により8月 上旬

終了を目途に終了確認の日程等を調整する。

27日 、現地説明会を開催。(参加者約60名 )

29・ 30日 、秋田大学西谷教授に依頼 した熱残留地磁気測定を実施。

7月 末、赤27区終了、赤28区 中央部と緑15区 を残すのみとなる。

8月 上旬、緑15区の製鉄炉は確認状況から良好な遺存状態を期待 していたが、上部構造が消失し、輔座 と

炉底部および前庭部のみで、地下構造を持たないものであることが判明。廃津場の遺物も期待したほどの量

はなく、99年度調査の製鉄炉の廃津場に比べかなり少ないものであった。

8月 5日 、県文化課・委託者立会いのもと調査終了確認を行った。作業残量から予定よりももう一週間ほ

ど延長が必要と考えられたが、お盆休みを挿むため 8月 下旬終了という逗びとなった。

22日 、セスナによる全景写真撮影を行い、発掘機材を搬出し、平成14年度の野外調査を終了した。

室内整理作業は 7月 1日 から平成14年 3月 31日 まで行った。

7月 から8月 下旬までは、野外調査と室内整理が平行して進行 したため、毎週月曜日に調査員がセンター

に出勤して作業の指示・点検を行った。

作業は土器類 と羽回の注記・接合・復元、鉄製品のサビ除去、遺物写真撮影、野外調査の写真整理から始

め、 7月 中旬からは仕分けと登録を終えた石器類と鉄製品の実測を開始。

下旬には鉄製品の実測を終え、土製品の実測に移 り、土器類の接合・復元とともに9月 上旬で終了。

9月 中旬からは鉄製品と土製品の トレースを行い、石器類の実測とともに10月 初旬で終了。また 9月 下旬

からは 2回 目の遺物写真撮影も開始。

10月 は主に土器実測、石器類 トレース、鉄滓類の仕分けと計測を行う。また遺物写真撮影を継続した。

11月 上旬には土器実測を終え、遺物 トレースと先月から引き続き鉄津類の仕分けと計測を行い、下旬には

貝類の仕分け 。選別も行う。

12月 からは遺構第 2原図作成と遺構 トレース及び、鍛造剥片の抽出開始。
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1月 下旬には遺構 トレースを終え、 2月 からは遺構・遺物図版作成を開始。

3月 には写真図版作成を開始し、下旬には遺構図版類と遺物を収納 してすべての作業を終了したが、原稿

は一部未了となり、印刷入札までに校了とした。

第 2節 調査方法

(小 山内)

A.グ リッドの設定

平成11年度の第 1次調査において島田Ⅱ遺跡全体、つまり今回調査が行われた区域全体をカバーできるよ

う、国家座標第X系に合わせて行った座標設定及びグリッドの設定を引き続き使用した。区割りは調査区外

の北西隅を原点とし、100m間隔で西から東に向かい I,H,Ⅲ ・・・とローマ数字を、北から南にA,B,

C・ ・ 。とアルファベット大文字を当てて大グリッドを設定し、更に各グリッドを5m間隔で20等分して同

様に西から東に1～ 20と アラビア数字を、北から南にa～ tと アルファベット小文字を当てて、それらの組

み合わせで小グリンドを表すこととした。実際に作業を行なう上では、便宜上北西隅の杭にグリッド名を記

載し、 IA-2bと いうように呼称した。

なお、遺跡全体をカバーするように区割を行なったため、原点は調査区外に位置している。原点とした日

本測地系による国家座標第X系における座標値は以下の通りである。

X=-42000.000  Y=95600.000(世 界測地系X=-41692.566 Y=95299,625)

また実際のグリッドの設定を行なう上では、発掘調査面積が広大で起伏に富んだ地形になっていることか

ら、基準点は委託打設することとした。平成10年度の詳細分布調査時には基準点 6点 と補点20点、平成11年

度調査時には補点22点、更に今回の調査にあたって、平成12年度には補点23点、平成13年度には補点22点 を

新規に打設している。今回の調査においては以上の基準点を使用し、調査の進行に従い、必要に応じて実際

的な杭の打設をして区割・グリッド設定を行なった。これら各区域で基準として使用した座標値は以下の通

りである。なお、緑10区・緑11区・緑14区・緑15区 は隣接する区域よりその値を求め、杭の打設を行った。

(小林 )

区 域 抗 名 X座標 Y座標 区域 杭名 X座標 Y座標

赤15 補60 -42190.000 96140,000 赤25 有寺90 -42165.000 96340.000

赤16 補 9 -42225.000 96125.000 赤26 補96 -42390.000 96380,000

赤17 有:69 -42250.000 96175.000 赤27 基 6 -42200.000 96400000

赤18 補63 -42270.000 96175.000 )^28 補101 -42305.000 96485.000

ヴト20 補 12 -42300.000 96200.000 緑 7 布:65 -42210.000 96275,000

赤21 和寺70 -42350,000 96260.000 緑 8 莉寺84 -42190.000 96295.000

朗ド22 補82 -42405.000 96330.000 緑 9 補67 -42305.000 96295,000

赤23 ，
Ｖ

ワ
′

補 -42280.000 96330.000 糸設12 補 11 -42250.000 96200.000

赤24 補85 -42200.000 96310.000 お註15 布有105 -42360.000 96475.000

※上記表の座標値は日本測地系による
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B.粗掘と精査

粗掘は、各年度とも平成10年度の試掘結果をもとに各区の トレンチの土層断面を確認し、また樹木が残っ

ているなどの理由で試掘が行われなかった範囲では新たに トレンチやテス トピットをいれて状況を確認 した

後、遺物がほとんど認められない調査区全体の I層表土とⅡ層は重機を使用して除去することとし、平成11

年度の稼動実績をみて平成12・ 13年度とも当初から重機 2台 を稼動させた。

具体的には平成12年度は、試掘結果から現在でも水流のある緑 7区の谷底と、急勾配の傾斜地である緑 8

区の南部及び緑 9区の中腹より上位には遺構が確認されず、遺物 も皆無に等しかった部分 (約 3,000だ )があ

り、それと重機による試掘を行った緑13区 (約4,000∬ )についても遺構は確認されず、遺物は尾根からの流

れ込みと思われるものがわずかなことと、傾斜のきつい比較的大 きな谷のため、湧水で掘削が困難な状況と

いうことから面的な調査は不要と判断した。さらに平成13年度調査でも、試掘結果から緑16区 と緑14区下方

と緑17区が同様の状況であったため、これらの地区 (約 5,000だ )で も面的な調査は不要と判断した。従って

実際には平成12・ 13年度で約34,000∬ の粗掘を行い、調査対象範囲についての検出は一応、すべて終了した。

なお、赤23・ 24区 については平成12年 度に、赤26・ 28・ 緑 14・ 15区については平成13年度に検出作業まで

行っている。

精査は、基本的には竪穴住居と工房及び竪穴状遺構は4分法、炭窯・土坑類は 2分法による覆土の観察を

行ったが、重複すると思われた横長プランの竪穴住居や工房は適宜複数のベル トを設定し、精円形の炭窯に

ついては4分法によって観察を行った。鉄生産に関する炉跡については基本的には十字にベル トを設定 した

が、関連施設との関係把握が必要な場合には適宜ベル トを設定 し、覆土の観察と炉底面や掘 り方の構造確認

を行った。溝跡や道路状遺構については適宜間隔をもってベル トを設定して横断面で覆土の観察を行った。

遺物の取 り上げは、遺構外出土については地区毎に層位を記入 し、遺構内では遺構名と埋土層位を記入 し、

それぞれ出土地点を計測した遺物については遺構内外とも取 り上げ番号も記入した。

C.遺構の記録

遺構の記録は主に実測図と写真撮影により、作図に表現できない場合はフィール ドカー ドに記録している。

図面は、遺構の平面形や焼土・炭化物範囲、遺物出土状況等を記録した平面図、及び遺構の断面形、覆土

の堆積状態を記録 した断面図を作成し、適宜エレベーション図も作成 した。作図は簡易遣 り方測量を準用 し、

精査途中で必要に応 じて作図記録している。その縮尺は原則的には 1/20と し、カマ ド・各種炉跡・焼土な

どの微細図が必要なものは 1/10、 貝層については1/5で作図した場合 もある。地形的に遣 り方測量の困難で

あった溝跡や道路状遺構 と廃津 (土 )場の平面図については光波 トラを利用した平板測量により1/50で作図

した。また、立地状況を図化するために地形測量を航空写真測量により行っている。

写真は、遺構検出時の確認状況、埋土堆積状態、遺物出土状況、完掘状態というように精査の段階毎に必

要に応 じて撮影を行っている。フィルムは35m mの モノクロとリバーサル、さらにモノクロについては 6×

7判のものも使用 した。また、遺跡遠景と年度毎の調査終了全景は航空写真撮影を行った。

第 3節 整理方法

図面の点検 。遺物の洗浄 。土洗い (鍛造剥片抽出)・ 鉄津類の仕分け 。写真整理は、原則的に現場で野外

調査と平行して行うこととしたが、期間の後半は煩雑な調査に追われ、一部は野外調査終了後に行った。
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A.遺構図面

遺構図面は、点検後必要に応 じて第 2原図を作成した。挿図中の縮尺は、竪穴住居跡 。工房跡・竪穴状遺

構は 1/60、 掘立柱建物跡は 1/80、 カマ ド・鉄生産関連炉・焼土遺構は 1/30、 性格不明の炉跡・災窯・土

坑類は 1/40、 溝跡・柱穴群の平面図は 1/100、 竪穴住居等の床面施設 (貯蔵穴等の土坑 。柱穴)・ 溝跡 。掘

立柱建物跡の各柱穴などの断面は 1/40を 原則 とし、任意の縮尺についてはスケールを付 している。なお、

使用したスクリーン・ トーンの種類は凡例のとお りである。

B.遺物

遺物は洗浄後、全出土遺物を点検 し、遺構内外の種別毎に仕分けを行い、注記・接合・復元と作業を進め、

実測や採拓の必要なものを選択した後に登録 した。報告書に掲載した遺物は、登録した中からさらに選択し

て実測・ トレース・写真撮影 。図版作成と作業を進めた。作業は、調査員が仕事の計画と指示・点検、作業

員が実際の仕事というように分担している。

報告書に掲載した遺物の選択基準は、土器は完形品と接合復元したもので器形がおよそ把握できるものと

したが、遺構内出土のうち土器の少ない遺構では口縁部と底部破片を選択し、できるだけ床面出土のものを、

遺構外出上では、主に地文や文様の比較的明瞭な縄文土器の日縁部と網代痕のある底部破片を抽出した。

鉄生産関連の遺物に関しては、金属製品 (鉄製品 。銅製品)は出土 したすべてを登録し、釘類・刀子・釣

針は形状の把握できるものを選択して掲載し、併せて平成10年度試掘調査で出上したものについても掲載し

ている。なお、掲載した金属製品は一部を除き探存処理を外部委託した。

各種鉄淳と鍛造剥片及び炉壁は出土状況と分類に応 じて選択して観察表と写真の掲載とした。鉄淳につい

ては外表面的な性質及びメタルチェッカー反応と磁着の有無により分類 し、遺構 。出土地点毎に重量測定を

行ってすべて計測表として示している。また鉄塊系遺物については磁石による磁着の度合いで細分類をした。

鍛造剥片・粒状津は現地で採集した上を水洗い 。乾燥後、磁石とフルイにかけて、最終的には手作業で選別

した。これらの実際的な作業工程は穴澤義功氏の助言をえて、『製鉄遺跡調査の視点と方法』平成 12年度奈

良国立文化財研究所・発掘技術者専門研修「生産遺跡調査過程」資料を参考として、フローチャー トのとお

りに進めた。炉壁については胎土のみでなく、炉壁の形態復元を念頭に置き観察を行うこととしたが、ほと

んどが脆 く崩壊 して旧状を留めていないため観察表と写真のみの掲載とした。

羽回は出土地点と残存形態に応じて選択して掲載したが、性格上内径の規模が重要と考え、出土 したもの

のうち主として内径が確実に計測できる径 1/2以上、また装着角度の割 り出しが可能なある程度の長さの

ある先端部を選び、凡例に示したように先端の熱変色範囲をもとに測定している。

石器・石製品類では、剥片石器は登録 した全点、磨石 。敲石は 1/2以上残存するもの、砥石や鉄砧石と

要石は自然面を含め 2面以上残存するある程度以上の大きさのものを掲載した。

挿図中の縮尺は土器と土製品 (羽口・支脚)、 および礫石器・石製品は 1/3、 鉄製品は 1/2、 剥片石器

は 2/3を 原則としたが、任意の縮尺についてはスケールを付している。

C.写真

野外調査中に撮影した写真は、撮影順に対応するようにフイルムの規格毎にモノクロはネカアルバムに、

リバーサルはスライドフアイルに整理をして台帳に記載した。

遺物は登録 したものを年度毎に金属製品、石器・石製品、土器類、鉄生産関連遺物 (鉄津類 。羽口・炉壁)

の順に35mmフ イルムで撮影し、同様に整理を行った。なお、遺物の写真撮影は当センターの写真技師が

行った。
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第 4章 検出遺構

平成12～14年度の発掘調査では縄文時代 と古代 (平安時代)の遺構 と遺物、及び中。近世の遺物を検出した。

ただし、出土 した遺物から時期の明確な遺構、遺物は出上 していないが形態やプランの確認状況などか ら時

期が判断された遺構、時期の明確な遺構 との重複関係から時期の判断されたものであ り、必ず しも統一され

た明確な根拠に基づ くものではない。

各時期の遺構の種別 と数量は以下のとお りである。なお、住居跡等の建替えや拡張に関しては新たな遺構

番号はふらず、 A・ B・ C中 としたが、新旧のプランが分離特定できないものについてはカマ ドの造 り替えを

含めて 1棟 と数えている。

〔縄文時代〕

竪穴住居跡   3棟 (S155、 64、 125) 焼土遺構 1基 (S N18) 陥 し穴 2基 (S K T01、 02)

〔古代 (平安時代 )〕

掘立柱建物跡  3棟 (S B07、 08、 09)

竪穴住居跡   166棟 (S125～ 27A B、 28A・ B～30A B～ 35A B～ 39、 41～43A B、 44

45A B、 46、 48、 49A・ B、 50、 53、 54、 56～ 58A・ BoC～63

65～ 69、 70B～ 76、 77C～ 82、 86C'D、 87A・ B～ 90A・ B

91A・ B、 92、 93B、 94A・ B～ 97A・ B～ 108、  113^ン 115、  118、  119

120B、  122～ 124、  126A・ BoC～ 141A・ BoC、 142A・ BoC・ D

143～ 150A B、 151、 153～ 163A・ B～ 168A・ B、 169、 171～ 174A・ B

175～ 177、 178D、 179A・ B、 180A・ BC～ 187)

工房跡     62棟 (SX 101、 02、 04A・ B'C～ 07、 09A・ B・ C・ E～ 10、 14A・ B、 16～ 18、 26

27A・ C、 28、 30、 33、 34、 37、 40、 44B、  46、 47A・ B、 54、 55A、 58

60、 63、 64、 67、 68A・ B、 69～ 73A・ B～ 81A、 82、 85、 88A、 90～ 94)

竪穴状遺構   33棟 (S K 119～ 21、 23、 25、 27～ 31A・ B・ C～33A・ B～46A・ B～ 50)

鉄生産関連炉跡 41基 (S XW17、 18、 22～ 30、 32～ 35、 37、 39、 42、 43、 47B・ D、 50～53

55A・ B、 58、 59、 64～ 73、 75、 76)

炭窯      62基 (S W43～ 45A・ BoC・ D～ 48A・ B～ 52、 56、 59、 62、 63、 65～ 67、 69

71-75、  77、  79´ヤ
81、  85-87、 89、 91、  94、  96、  97、 99A・ 13´ヤ101

103～ 108、 111、 112、 114、 115、 117～121AB～ 126)

土坑     161基 (S K97～ 100、 107、 109、 111、 112、 114～ 119、 122、 127、 129、 131

135-138、  142、  146、  148、  149、  151´ヤ153、  155、  159-168、  178´ψ180

184-196、  199、  200、  202、  203、  205A・ B、  207、  209´ヤ215、 222-236

239、  240、  242、  244-247、  249A・ B、  253、  254、  256、  258、  259、  262-264

266-270、  272、  274、  276-280、  282´Ψ285、  287´Ψ295、  297-301

303、  304、  306、  308、  309、  312、  314、  315、  318A・ B・ C、  322、  326、  327

329～ 331、 333、 335～ 340、 342～ 346)
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炉跡      36基 (S N15、 26～ 28、 30、 31A・ B～ 33、 35～ 37、 44、 47、 52、 53、 55～ 57

66、 69～ 75、 77、 79～ 86)

焼土遺構    31基 (S N06～ 10、 12～ 14、 16、 17、 19～ 23、 25、 34、 40、 43、 45、 46

48、  54、  59´ψ
65、  76)

溝跡      7条 (S D19え 25、 27)      柱穴群     (赤 24B区 )

廃津 (土)場  10ケ 所 (S X H07～ 16)      その他   1基 (S X44)

なお、遺構名は種別毎の検出順に連番としたが、精査過程あるいは整理段階において欠番になったものや

略号・番号の変更になったものがあり、本文中では以下の変更した遺構名で記述している。

竪穴住居跡跡51棟

旧遺構名 新遺構名

S X 103

S X 122

S X 108

S X 111

S X 112

S X 113

S K128

S K 145

S N18B

S X 1091

S X 109D

S X 109F

S X 109G

S K 126B

S X 127B

S X 115

S X 124

S X 125A

S X 135

S X 139

S X 143

S X 144A

S X 120

S X 123

S X 131

S 143

S 157

S158A～ C

S 159

S 160

S161

S 162

S163

S 164

S 1125

S 1126A

S1126B

S1126C

S 1127

S 1128

S 1129

S 1130

S1131

S 1132

S1133

S 1134

S1135

S 1136

S 1137

S1138

旧遺構名 新遺構名

S X 132

S X 159

S X 151C

S X 151A

S X 150。 51B

S X 147C

S X 147D

S X 147E

S X 147F

S X 153A

S X 162B

S X 165

S K273

S X 136

S X 148

S X 152

S X 1491 SWll19

S X 155B

S X 155C・ D

S X 181B

S X 184A

S X 188C

S X 189

S K302

S X 186

S 1139

S 1140

S1141A

S1141B

S1141C

S 1142A

S1142B

S1142C

S1142D

S1143

S 1144

S 1145

S 1146

S1147

S 1148

S 1149

S1150A B

S 1180A

S1180B C

S1181

S1182

S1183

S 1184

S 1185

S 1186

旧遺構名 新遺構名

S X 156B S 1187

工房跡22棟

旧遺構名 新遺構名

S 147

S 170A

S177A

S177B

S185A

S186B

S 193A

S 1111

S1116B

S1116C

S1117

S W95

S 1109

S X50

S1120A

S1121

S K261

S1178B

S1152B

S 1170

S 1174

S X 118

S X 167

S X 168A

S X 168B

S X 169

S X 170

S X 171

S X 172

S X 173A

S X 173B

S X 174

S X 175

S X 176

S X 177

S X 178

S X 179

S X 190

S X 191

S X 192

S X 193

S X 194
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竪穴状遺構25棟

旧遺構名 新遺構名

S X40

S 183A

S183B

S183C

S 184

S X 125B

S X 125C

S 186A

S1110

S1116A

SヽV92

S W93A

S X 132

S X 141

S X 145

S X 162A

S W82

S X 156C

S X 184B

S 1178A

S1178C

S X 188B

S1152A

S X 183

S K243

S K 127

S K 131A

S K 131B

S K 131C

S K 132

S K 133A

S K 133B

S K 134

S K 135

S K 136

S K 137

S K 138

S K 139

S K 140

S K 141

S K 142

S K 143

S K 144

S K 145

S K 146A

S K 146B

S K 147

S K 148

S K 149

S K 150

炉跡・焼土遺構23基

旧遺構名 新遺構名

SヽV54

S W64

S K126

S X 104D

S K154

S K103

S K140

S X 142焼 土A

S K217

S K220

S K237

S XW36

S K265

S XW754

S XW56

S XW62

S XW63

SX 146SNC

S K314中

S K318B上

S WVl16

S W121A上

S169カ マド上

S N27

S N28

S N30

S N31A

S N31B

S N32

S N53

S N54

S N55

S N56

S N57

S N60

S N61

S N62

S N63

S N64

S N65

S N66

S N82

S N83

S N84

S N85

S N86

土坑28基

旧遺構名 新遺構名

S K 116

S K 117

S Nll

S K 118

S W55

S W57

S W58

S W60

S W61

S K 124A

S185B

S X 124Kl

S X 124K2

S X 125Kl

S N39

S X 142

S W93B

S N49

S X 140Kl

S X 147B Kl

S1121 K l

S1121K2

S 1122王(1

S X 153B

S X 136Kl

S 1168A J(1

S1170K l

S N78

S K 159

S K 160

S K 161

S K162

S K 163

S K 164

S K 165

S K 166

S K167

S K274

S K276

S K277

S K278

S K279

S K280

S K282

S K283

S K284

S K285

S K287

S K288

S K289

S K290

S K291

S K292

S K344

S K345

S K346

鉄生産関連炉跡 6基

旧遺構名 新遺構名

S K157

S N41

S N42

S XW34C

S X 115P12

S 165九戸

S XW33

S XW64

S XW65

SXヽ「ヽ66

SXヽV67

SXヽV68

廃津 (土)場 9ケ所

旧遺構名 新遺構名

緑 9区黄褐色土範囲A

緑 9区黄褐色土範囲B

S X43

S X46

S1112

S X45

S X49

S X48

S X51

S X H07

S X H08

S X H09

S X H10

S X Hll

S X H12

S XH13

S X H14

S X H16

炭窯 6基

旧遺構名 新遺構名

S X 114B Kl

S N38

S K218

S K219

S X 151B K2

S K169

S W103

S W104

S W105

S W106

S W107

S W126
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以下、検出した遺構について記述するが、前述のとお り、調査範囲が広大かつ地形的に独立した部分的な

ブロックとなる所が多いことから、作業の進行上、便宜的に地形形状によって区割 りを行っており、記載は

主体時期となる古代については分割したブロック毎に行うこととする。この区割 りは平成11年度調査区に引

き続き、調査区西側から東側にD区からI区 と6大ブロックに区分 し、さらに尾根部では枝尾根を分割した

ほか、幹尾根も階段状を呈することから、段毎に、谷部は沢筋毎に区分し、尾根部は赤区、谷部を緑区と細

区画した。具体的には遺跡中央部のV字形に開く幹尾根の西側をD区 (赤 15～22区 、緑 11・ 12区 )、 東側をF

区 (赤23～ 25区 )、 この間の谷をE区 (緑 7～ 10区)と し、D区赤22区から北東に張 り出す部分をG区 (赤26

区、緑14区 )、 F区赤23区の中央から北東に延びる尾根 と両側の谷部をH区 (赤27区、緑 13・ 17区 )、 調査区

東端の幹尾根 とその東側の谷を I区 (赤28区、緑15'16区 )と 分割している。このうち平成12年度には、調査

予定範囲をD～ F区 としていたが、実際にはE区のうち緑8・ 9区、 F区のうち赤23区北側と赤24区が未了と

なり翌年度に、ただしH区のうち緑13区 を終了している。平成13年度には前年度未了分を含め、残 りの全域

を予定していたが、実際にはG区 とI区及びF区のうち赤25区 とH区のうち赤27区 の一部が未了となり、こ

の部分の調査を平成14年度に行った。

なお、ここでは遺物については出土状況についてのみ記載し、個々の詳細は遺構内外出土の区別なく第二

分冊第 5章にて一括 して報告することとした。                        1/1ヽ 山内)

第 1節 縄 文 時 代 の 遺構 (第 11図 )

縄文時代の遺構は、緑 7・ 8区の谷部東斜面で竪穴住居跡が 3棟 と焼土遺構 1基、赤23区 と赤27区の尾根

頂部で陥し穴が各 1基検出されたのみで、出土遺物とともに極めて少ない。

S i55竪穴住居跡 (第 12図、遺物図版 1・ 2、 写真図版 8。 211・ 212)

E区緑 7区の北部東斜面、ⅦB-1l tグ リッドに位置し、Ⅲ層及びⅣ層面で検出した。平面形・規模は西

斜面側が崩落によりやや不明瞭ながら、直径約3.3mの略円形を呈 し、床面積は約6.7ど を測る。壁は消失 し

た西壁を除いて外傾 して立ち上が り、壁高は山側東部で最大約90cmか ら、西狽上に向かい低 くなる。埋土は

黒ボク系の10層 に細分されるレンズ状の自然堆積だが、中央下位には廃棄焼土の広が りが認められた。床面

は概ね平坦で堅締、柱穴は炉の姑極を頂点とする三角形に配置された 3本を検出した。

炉は南西壁に接 し、石囲部と石組の前庭部からなる所謂石囲複式炉の形態を呈し、主軸方位はS-30° 一

Eである。組石は15～ 30cmの 亜角礫が使用され、石囲部は約50× 30cm、 前庭部は約50× 60cmの長方形に

配置され、いずれも床面より約10cmほ ど掘 り窪められていた。掘 り込みの底面では火熱の痕跡は認められ

なかったが、前庭部の坦土上位には廃棄焼土の広がりが 2ケ 所確認された。

遺物は埋土上位から地文のみの深鉢破片が少量と埋土下位から磨石 2点 と炉組石の石皿1点が出上した。

時期は炉の形態と出土遺物から中期後葉と思われる。

S164竪穴住居跡跡 (第 12図、遺物図版 1、 写真図版9・ 211)

E区緑 7区の南部谷底、ⅦC-13eグ リッドに位置し、検出面はⅢ層で、検出時にはS N18焼土遺構を確

認しており本遺構が古い。平面形・規模は西斜面側が崩落により消失 しており、全容は不明だが、遺存する

部分から直径約2mほ どの略円形を呈すると推定される。残存する床面積は約1.9ゴ を測る。遺存する壁は外

傾して立ち上が り、壁高は山側東部で最大約20cmか ら、西側に向かい低 くなる。埋土は黒色上の単層であ
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第11図 縄文時代の遺構配置図
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る。床面は概ね平坦で堅締、柱穴は検出されなかった。

炉は本来的には床中央と思われる位置に土器埋設炉を検出した。埋設土器は底部付近が遺存するのみで詳

細は不明である。焼土は西側は消失しているが、およそ土器を囲むように幅約5～ 15cmの 不整な広が りで、

火熱により厚さ約 3cmほ どに赤色変化している。

遺物は炉埋設土器のほか床面から深鉢と思われる底部が 2点出土した。時期は形態及び出土遺物から後期

中葉と思われる。             ´

S1125竪穴住居跡跡 (第 13図、遺物図版 2、 写真図版 9。 212)

E区緑 8区東斜面の調査区北端、ⅦB-15q・ rグ リッドに位置する。本遺構はS1126及びS X 109の 重

複する 7棟の精査過程において最下位で確認したもので、検出面はV及びⅥ層である。平面形・規模は西斜

面側の大半が崩落により消失し、また南側が S1126に破壊され全容は不明だが、遺存する部分から直径約

4mほ どの略円形を呈すると推定される。残存する床面積は約3.1∬ を測る。遺存する壁は鋭角的に外傾し

て立ち上が り、壁高は山側東部で最大約70cmか ら、西側に向かい低 くなる。埋土は基本的には黒色系土の

単層で、壁際に崩落の黄褐色土が堆積 した。床面はマサ土で概ね平坦で堅締、柱穴は不規則配置の 5本を消

失した西側斜面で検出した。

炉は本来的には床中央と思われる位置で石囲炉を検出した。組石は15～20cmの 自然礫が径約50cmの略円

形に配置され、炉内は床面より約10cmほ ど掘 り窪められていた。掘 り込みの底面は火熱により厚さ約 7cm

ほどに赤色変化 している。

遺物は炉組石の石皿 1点が出土したのみである。時期は土器が出土していないため不確かではあるが、形

態からは中期後葉から後期中葉と思われる。

S N18焼土遺構 (第 13図、写真図版10)

E区緑 7区の南部谷底、ⅦC-13eグリッドに位置し、 S164の検出面で確認した。径10cm前後と20cm

前後の 2つ の略円形の広が りで、被熟により厚さ約 3cmほ どに赤色変化 していた。

遺物は出土しなかったが、検出状況からS164と ほぼ同時期と判断された。          1/1ヽ 山内)

SKTO¬ 陥し穴 (第 13図、写真図版10)

H区赤27(C)区 南部の尾根頂部、ⅧC-16gグ リッドに位置し、検出面はⅥ層面である。平面形は溝状

を呈し、規模は開口部で長さ約3.4m、 幅約50～ 60cm、 底部では長さ約3.lm、 幅約 5～ 10cmを 測る。長軸方

向は北東―南西にあり、等高線と平行する。深さは90cm前後を測 り、南西壁においては膨 らみをもって立

ち上がる。埋土は 5層 に細分され、いずれもⅥ層マサ土起源の流入土と思われる。底面は北東端に向かって

下 り勾配で、杭痕は認められない。

遺物は出土しなかった。

S K T02陥 し穴 (第 13図、写真図版10)

(小林)

F区赤23区北半部、Ⅷ C7Q・ 8rグ リッドに位置する。本遺構はS172と S169精査中に両遺構の壁面で

溝状の断面プランを見つけたもので、新旧関係は (新)S169'72→ S X44→ (十日)S K T02である。平面形は

溝状を呈し、規模は残存部分で総長2.03m、 幅は開口部で約31cm、 底部で12cm、 深さ57cmを 測る。長軸方

向は北―南にあり、等高線と平行する。埋土は褐色土系を主体とした自然堆積である。底面は概ね平坦でし

まっており、逆茂木痕は確認されなかった。

遺物は出土しなかった。
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S155
1.10YR3/4(暗 褐)し まり有、粘性やや有、やや砂質
2 10YR3/3(暗褐)しまり有、粘性無、褐色土プロック少量
3.10YR3/3(暗褐)し まり有、粘性無、褐色土ブロック少量
4 10YR3/2(黒 褐)し まり有、粘性やや有、焼土粒 炭化物泣微量
5 10YR3/2(黒 褐)し まり有、粘性無、炭化物・焼土粒微量
6.76YR2/3◆ 極暗褐)し まり有、粘性無、焼土プロック少量
7 5YR3/6(暗赤褐)しまり有、粘性無、廃棄焼土か ?

8 10YR2/3(黒 褐)しまり有、粘性無
9 10YR3/3(暗褐)し まり極めて有、粘性無、掲色土プロック多量
10.10YR3/4(暗 褐)しまり極めて有、粘性無
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第12図 S155。 S164竪穴住居跡

S155炉
1 7う YRν8(橙)し まり強、粘性無、焼土
2 75YR5/8(明掲)しまり強、粘性無、焼土
3.10YR3/3(暗褐)し まり 粘性有
4.10YR2/2(黒褐)し まり'粘性有
5。 10YR2/3(黒褐)し まり'粘性有、石の裏込め土

観 64炉
1.10YR2/3(黒 褐)し まりやや有、粘性有
2.ЮYR3/4(暗 褐)しまりやや有、粘性有

焼土薄く混 じる
3.10YR3/1(黒 掲)しまりやや有、粘性有
4.10YR2/2(黒 褐)しまりやや有、粘性有
5,10YR2/2(黒褐)しまり・粘性有、炭少量
6 5YR5/8(明赤褐)し まりやや有、粘性弱
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1.10Y路/3(暗褐)しまり有、粘性有
2.10YR2/2(黒褐)しまり有、粘性有
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第13図 S1125竪穴住居跡 。SN18焼土遺構 。SKT01・ 02陥 し穴

a H‐ 407m 生⑬罐劃二/t
A H_326m

S118
1.5YR4/8(赤褐)しまり有、粘性やや有、焼土

SKT02

CH‐
6解航

A B D

SKT02
1 10YR5/6(黄 褐)しまり非常に有、粘性少し有、黄褐土プロックを少量

2.10YR6/6(明黄褐)しまり有、粘性やや有
3.10YR5/8(黄 掲)し まり有、粘性やや有、炭・焼上を少量
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第 2節 古 代 の遺構 附 図)

古代の遺構は、H区の緑13・ 17区の谷部とD区の赤19区 を除く全域で検出されている。竪穴住居跡等や土

坑の多 くは全域の尾根頂部から谷頭に分布 し、工房跡の多 くはE区の緑7～ 10区 と赤25。 27区 の谷斜面部に

比較的集中し、鉄生産関連炉跡は鍛練鍛冶炉の一部が尾根部や谷部の竪穴住居跡に伴うものもあるが、大半

が工房跡に伴い、その周辺斜面部や遺構に廃津場が形成されている。炭窯は鉄生産関連炉、特に製鉄炉や精

錬鍛冶炉と考えられるものの周囲に比較的まとまって分布し、尾根上では廃棄された竪穴住居跡等を利用し

たものも多い。炉跡や焼土遺構についても工房跡や鉄生産関連炉跡の分布状況とおよそ一致する。

以下、各区ブロック毎に概況と検出した遺構について記述する。

1)D区の遺構

D区 は、遺跡のほぼ中央、平成11年度調査区の西側 C区谷部から東側に登った尾根を中心とする区域で、

南東高位部から北西方向突端部に延びる最も大きな幹尾根と、この北東斜面側で北側方向に低 くなる 3本の

枝尾根、及びこの間の洞状の谷部 2ヶ 所を含む範囲である。地形概況としては、幹尾根は北西方向の尾根先

端部に向かい階段状に段差を持ち、緩急の傾斜を繰 り返しながら順次高度を下げ、尾根筋の両側は急勾配の

斜面となって谷底に至る。標高は調査区南端の最高位部 (赤22区 )か ら先端の平坦部 (赤 16区)ま でのおよそ

300mの 距離で約86mか ら50m前後と標高差が36mほ どあり、尾根先端の平坦部から急傾斜で人木沢川に至

る。また尾根部と谷部の平均的な比高は20～30mほ どである。尾根筋の緩斜面部分は山側の馬の背状の狭い

部分とやや平坦で広い部分が交互に連続 し、この各区とした複数の段 (赤 16。 20～ 22区 )を 繋 ぐ部分は急傾

斜となっており、平面的には尾根頂部は串団子状を呈する。尾根頂部の幅は、比較的平坦で広さをもつ部分

でも8m以下、馬の背状の串部分ではlm前後である。枝尾根はいずれも幹尾根から急勾配で一段下がって

取 り付いてお り、西側の枝尾根 (赤 15区 )頂部はやや広いが明瞭な平坦面はなく、中央の枝尾根 (赤 17区 )

は北側に下る緩斜面となっている。東側の枝尾根 (赤 19区 )は幅も狭 く比較的急傾斜で北側に下 り、遺構は

存在しない。中央枝尾根の両側の洞状谷部は、西側 (緑 11区 )は赤17区 とあまり高低差のない緩斜面となっ

ているが、東側 (緑 12区)ではやや勾配がきつく高低差もある。

検出された主な遺構は、竪穴住居跡25棟、竪穴状遺構 4棟、鉄生産関連炉跡 2基、炭窯21基、土坑17基、

炉跡 3基、焼土遺構 8基などがある。分布の状況は、尾根頂部と斜面上部及び谷部にもあるが、多くは尾根

頂部各区の平坦部や緩斜面部を中心に集中的である。幹尾根の急斜面にも一部立地しているが、ほとんどが

西向きの斜面にある。枝尾根では急斜面には認められない。

①赤15・ 16区

赤 15・ 16区 は、D区尾根部の北西端部にあたる。赤15区 は幹尾根の赤16区平坦部から一段約 4mほ ど下が

って北側に張 り出した枝尾根である。明瞭な平坦面はないが、幅 2～ 4mほ どのやや広い馬の背状を呈し、

中央肩部分が標高約48.5mと 最も高く広い。赤16区 は赤15区 と二股になる北西側は入木沢川に至る急斜面、

中央部は南北長約25m、 東西幅約 3～ 8m、 標高約53mほ どの平坦部を形成し、南側は馬の背状となって赤

18区に急勾配の登 りで続 く。

遺構は、竪穴住居跡、竪穴状遺構、鉄生産関連炉跡、炭窯、土坑、焼土遺構などがある。分布状況として

は、赤15区 には竪穴住居跡 3棟、炭窯 1基、土坑 6基、鉄生産関連炉跡 1基、赤16区 には竪穴住居跡 6棟、

竪穴状遺構 2棟、炭窯 5基、土坑 7基、焼土遺構 1基が位置し、赤15区では大半が南側の尾根基部に重複し
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て集中し、尾根突端の谷頭には土坑 3基のみが存在した。赤16区では中央平坦部とこの西側斜面に大半が位

置し、平坦部の南東斜面には炭窯と土坑が各 2基のみ存在する。 (小山内)

S128A・ B竪穴住居跡、S XW17鉄生産関連炉跡

(第 14・ 15図 、遺物図版 4・ 77、 写真図版11・ 12・ 213。 268・ 311)

D区赤15区の南側、尾根上緩斜面部のⅥC-8aグ リッドに位置し、検出面はV及びⅥ層上面である。検

出時には北壁から東壁にかけて膨らみをもち、この北東部分が炭化物を多く含む黒ボク系、南壁から西壁側

がV層起源と思われる黄褐色系の方形基調のプランを確認し、人為堆積後に自然流入した 1棟 と考えて精査

を開始したが、精査過程において北壁の膨らみはS W49炭窯、北東部分の黒色土の範囲が S128A、 全体的

な下位の部分が S128B、 S XW17は S128Bに伴うものと判明し、さらにS128Bの精査中に S K 107・

116土坑を、また平行して精査を進めていたS129の床面でS128Bの カマ ド煙出しピットを確認したこと

から、新旧関係は (新)S W49→ S128A→ S129。 S K107・ 116→ S128BoS XW17(古 )と 考えられる。

S128Aは、南壁 と西壁を当初の判断から掘 り過ぎたため消失してしまったが、ベル ト断面の観察から

平面形・規模は一辺約33mの隅丸略方形と推定され、主軸方位はS-70° 一E、 床面積は推定約 9∬である。

壁は下位が鋭角的に、上位が開き気味に外傾して立ち上が り、壁高は約50cmを測る。埋土は13層 に細分さ

れるが、ほとんどが S W49の操業による炭化物と褐色土ブロックの多い黒色系土で、壁際の壁崩落の褐色土

と大別される。床面は平坦で堅締、東壁側を除くS128Bと重複する部分は貼床が施されていた。柱穴等の

床面施設は認められなかった。

カマ ドは東壁の中央やや南寄 りに付設されていたが、全体的に遺存状況は悪 く、本体部では燃焼部に

50cmほ どの不整な広が りで、火熟により厚さ7cmほ どに赤色変化 した焼土が確認されたにとどまり、煙道

は奥行き約50cm、 幅約25cmの掘 り込み式と思われる外側に緩 く上る勾配の溝状を呈し、煙だしピットは不

明瞭であつた。

遺物はカマ ド周辺の床面から土師器の甕形土器の破片が少量と出土量は極めて少ない。

S128Bは 、北壁と東壁の上位が S W49と S128Aに よって破壊されているが、遺存状態は良好で、平

面形は長軸が南北方向の隅丸長方形を呈 し、規模は長辺約4.7m、 短辺約4.2mを測る。主軸方位は S―

15° 一W、 床面積は約15。 1どである。壁は外傾 して立ち上が り、上位がより開き、壁高は60～ 80cmを 測る。

埋土はおよそ30層 に細分されるが、全体的にマサ土ブロックが含まれる黄褐色系土で、周辺遺構との関連状

況からS129構築時の掘削つ卜土による人為堆積と考えられる。床面は平坦で堅締、北西隅付近と東壁際の一

部にのみ貼床が施されていた。床面施設としては北東及び北西隅に各1基 の土坑 (Kl・ 2)と 中央西よりに

S XW17(BP)と これに付属すると考えられる小土坑 (AoCP)が検出された。Klの平面形・規模は開

口部径約50cmの円形で、深さ約25cmの平底鍋形を呈し、埋土は黄褐色系の人為的堆積である。K2の平面

形・規模は開田部径約50cmの略円形で、深さ約20cmの歪な九底鍋形を呈 し、埋土は黄褐色系の人為的堆積

である。 S XW17については後述する。

カマ ドは南壁の中央やや東寄 りに付設され、本体部は部分的に袖が残るのみで、袖部は架構・芯材として

の石や土器などは認められず、黄褐色土で構築されていた。燃焼部は径約70cm、 深さ約10cmほ どの略円形

に掘 り窪められており、底部では火熱により50cmほ どの不整な広が りで、厚さ5cmほ どに赤色変化 した焼

上が確認された。煙道は奥行き約150cm、 径約25cmの到 り貫き式で、外側に向かって緩い下 り勾配である。

煙出しピットは径約25cmの 略円形で残存する深さは約70cmを 測る。

S XW171ま 、当初、 S128Bの 掘 り下げ中に中央付近の床面近くで白色系粘土の小マウンドとlcm大以
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S128A

S128A
l 10YR3/3(暗褐)し まり 粘性やや有
2 10YR2/3(黒褐)し まり 粘性やや有、
3 10Y地 /3(黒 褐)し まり 粘性屋やや右
4 10YR3/4(暗褐)し まりやや有、粘性有

地山ブロック多長、炭化物少畳
5 10Y貶ル (黒褐)し まり有、粘性やや右

炭化物 鉄津中星
35 10YR″ 6(明黄禍)し まり有、粘性やや有

炭化物微畳
36 10YR7/6(明責褐)し まり有、粘性やや有

炭化物微量
37 ■5YR5お (明褐)し まり有、粘性やや有
38 10YR6為 (明黄褐)し まり有、粘性やや有

炭化物微量
∞ 25Y″ 6(明黄褐)し まり有、粘性無

マサ土多量
40 10YR5/8(黄褐)し まり有、粘性やや有

炭化物 鉄滓多量
41 10YRツ 3(に がい責褐)し まり 粘性有
42 10YR17/1(黒)炭化物層
43 10YR″ 8(黄橙)し まり有、粘性やや有
襲 10YR7/8(黄褐)し まり有、粘性やや有

マサ土プロック中量
45 25Y7/6(明 黄褐)し まりやや有、粘性無

炭化物少量、貼床

ｂ
一部

ヽ

＼＼

ヽ

ヽヽ

一

ヽヽ

一　

一ヽ

一

一ヽ

‐‐‐‐　　， 一

。　　　十　一一

S123Aカ マド

aH‐ 482m

Ａ

一 ｑ
S128Aカマ ド
1 25Y7/6(明黄褐)しまり極めて有、粘性有
2.5YR4/6(赤褐)燃焼部焼土

0            50cm

― ―

〇
|

炭化物少愛
、炭化物少量

、炭化物少岨
SW49か らのかきだし土

6 10YR3れ (暗褐)し まり 粘性やや有、地山プロック少量
7 10YR2ル (黒褐)し まり 粘性やや有
8 10YRワ /2(黒 褐)し まり無、粘性やや有
9 10YR3/4(暗褐)し まりやや有、粘性有

黄褐色土中量
10 10YR3/4(暗褐)し まりやや有、粘性有

壁嬢落上
■ 10YR5/6(責 褐)し まりやや有、粘性右

炭化物微量、壁崩落土
ワ

鴨 を誘悲 歎 窪
り 階 や有

    上

13 10YR6浴 (明黄褐)し まり有、粘性やや有
14 5Y炒 8(橙)廃棄焼上

S128B
15 10YR6/8(明 黄褐)し まりやや有、XIl性 有
16 10Yお/4(に ぶい責褐)しまり 粘性やや有

炭化物微量
17 10YR5/8(黄褐)し まりやや有、粘性有
18 10YR6/6(明 黄褐)し まり 粘性やや有
19 10YR7/6(明 黄褐)し まり有、粘性やや有
20 10YRυ 6(明黄褐)し まり有、粘性やや右
21 10YR4/4(褐 )し まり有、粘性やや有
22 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無
23 10YRツ 4(にがい黄褐)し まり有、粘性無、マサ土ブロック
24 10YR5れ (にぶい貢褐)し まり有、粘性やや有、災化物少量
25 10YR6れ (にがい責橙)し まり右、粘性やや有、炭化物少量
26 10YR6れ (にパい黄橙)し まり有、粘性やや有、炭化物少量
27 10YR7麗 (にぶい黄橙)し まり有、粘性やや有
28 25Y″6(明責褐)し まり有、粘性無、マサ土多量
29 10YR7/8(黄橙)し まり 粘性有、マサ■と暗褐色上が混じる
30 10YR4/3(にぶい黄褐)しまり有、粘性やや有、炭化物少量
31 lσ rR7/6(明 黄褐)し まり有、粘性やや有、マサ土 央化物少量
32 10YR7/6(明黄褐)し まり有、粘性やや右
33 10YR5/6(黄褐)し まりやや右、粘性有

マサ土少量
34 10YRν 4(暗褐)し まり有、粘性やや有

A
―――H‐485m

CI E‐ 487m   C

第刊4図  S128A・ B竪穴住居跡 。SXW刊 7鉄生産関連炉跡 (刊 )

⑤ダ
H

-42-



S128Bカマド  hl

C H‐ 478m

A
―――H‐475m

C
一――H=475m

ml

S128カ マ ド
1 10YR6//8(明 黄褐)しまり極めて有

粘性無、砂質、人為的堆積
2.10YR5/8(黄 褐)しまり・粘性やや有

:尊尊ま台
1身騒|;:|`与

急‡:ぞ有
1奪
患三

7.10YR3/4(暗褐)しまり 粘性有
地山土混入

8,10YRツ 8(黄褐)し まり ,粘性有
炭化物徴量

9,75YR5/8(明褐)しまり極めて有
粘性有
10YR6/8(明黄褐)し まり極めて有
粘性有
10YR5/8(黄褐)しまり 粘性有
炭化物微量

ド

土
マ
集

落

力

構

旗
有
有
　
尋

・粘性・粘性勝螂
峨雌］鋤鬱

爾
鵡
９
瀬

嚇嚇鰈］柿

；

，

１

生

や

勲商靱］崎
粘性やや有、マサ土多量

16.10YR5/8(黄 褐)

しまり極めて有、粘性有しまり極めて有、粘性有
17.10YRν 4(浅黄橙)

しまり有、粘性弱
18 5YR6/8(橙 )燃焼部焼土

S128B Kl

1議

員I

S128B K2

D

日
ｃ
∞
習
―Ｉ
Ｈ
封
『

0                1m

%

AP  t/

a Hi477m b

S128B Kl
l.10YR76(褐)しまり'粘性有、炭化物微量
2.10YR6/6(明責褐)し まり 粘性やや有

炭化物微量
3 10YR7/6(明 黄褐)し まり'粘性やや有

炭化物微量

S128B K2
1.10YR6/6(明 責褐)し まり・粘性やや有

炭化物 焼土粒微量
2 10YR7/4(に ぶい黄橙)し まり'粘性やや有
3.10YR8/4(浅責橙)しまり・粘性やや有

マサ土混入

―里―H=475m

SXW17
1.10YR6/8(明 責褐)しまり極めて有、粘性有

焼土ブロック少量、人為的堆積
2.10YRb/8(黄掲)しまりやや有、粘性有、炭化物微量
3.5YR5/8(明赤褐)焼土ブロック多量
4.10YR7/4(に ぶい黄橙)しまり極めて有、粘性無、炭化物微量
5。 10YR5/6(黄掲)し まり 粘性有、鉄津多量・炭化物少量
6.10YR4れ (褐)し まり・粘性有、炭化物 焼土粒多量
7.10YR5//6(黄 褐)し まり有、粘性やや有、炭化物・焼土多量
8.10YR3れ (暗褐)し まり'粘性有、炭化物・焼土粒多量
9,10YR17/1(黒)炭化物層
10 10YR2//3(黒 褐)し まりやや有、粘性有

炭化物・焼土ブロック多量
11 10Y鸞/4(にぶい黄橙)し まりやや有、猫性無、マサ土

F

B

D

0                    50clll

第15図  S128A・ B竪穴住層跡・SXW17鉄生産関連炉跡 (2)
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下の粒状の鉄津を多量に確認したもので、床面まで掘 り下げたところS128Bと 同様の黄褐色系土の人為堆

積と思われるAP、 APと 連結してプラン縁辺部には炭化物を多量に含むBP、 小マウンド下に粒状鉄津を

多量に含むCPの 3基の不整なプランを検出したものである。状況から鉄生産等に関連する遺構 と考えられ、

精査は埋土を回収しながら行うこととした。精査の結果、サンプル土から鍛造剥片が採集されたこともあり、

BPが鍛練鍛冶炉跡で、A・ CPは付属する小土坑と判断された。

BP炉跡の平面形・規模は東西長軸で開田部は約70× 30cm、 底部は約20× 10cmの楕円形を呈し、南西部

にはAPと 連結する長さ約35cm、 幅約15cm、 深さ約 7cmの BPに向かって緩い下 り勾配の溝跡が取 り付

く。断面形は中央部が深さ約15cmと 最も深い薬研状を呈し、埋土は上位が人為的堆積の責褐色系、下位が

炭化物を多量に含む黒色土に大別できる。南北両側壁の中央縁辺上位は火熱により赤色変化しており、溝跡

と繁がる部分では弱 く還元していた。

AP小土坑はBP炉跡の南東側に溝跡で連結するもので、平面形・規模は径約35cmの略円形、断面形は深

さ30cmの バケツ状を呈し、埋土はBPと 同様である。

CP小土坑はBP炉跡の西側に隣接 し、平面形・規模は径約50cmの 略円形、断面形は丸底鍋形を呈し、埋

土は白色粘土下の西側に粒状鉄滓を多 く含む黄褐色土、中位は褐色、下位が黒ボクで中・下位とも炭化物と

焼土粒を多量に含む。さて、鍛練鍛冶炉BPは ともかくとして、A・ CP小土坑であるが、E区緑 9区にお

いて検出した鉄砧石の遺存する最良のセット関係のS XW30と の射比から、 A・ BPの連結溝跡が羽口の装

着痕跡、APは輔に関連するもの、CPは鉄砧石の設置穴と推定される。

遺物は床面から土師器の郭形土器 1点 (3)、 磨石 1点 (1)と ほとんど埋土中出土の甕形土器片が少量、

羽口片が13点、 S XW17付近及びA～ CPの埋土から鍛冶淳と鍛造剥片が少量である。

S129竪穴住居跡 (第 16図 、遺物図版 4'117、 写真図版13・ 213・ 300)

D区赤15区の南側、尾根上緩斜面部のⅥC-7・ 8bグ リッドに位置し、検出面はV層上面である。 SI

28B及 びS K160と 重複し、断面の観察と検出状況から新旧関係は (新)S K 160→ S129→ S128Bと なる。

平面形・規模は南壁の西側が S K 1601こ 破壊されているが、一辺約3.5mの 隅丸略方形を呈すると推定され、

主軸方位はN-80° 一W、 床面積は約7.3だ を浪1る 。壁はかなリタト傾して立ち上がり、壁高は約70cmを 測る。

埋土はおよそ20層 に細分されるが、全体的にマサ土が混じる黄褐色系土で、下位には比較的大きめな自然木

を含む炭化物と焼土が廃棄されていた。状況からS K160の掘削排土と高位の赤16区の遺構に関連した人為

堆積 と考えられる。床面は全体的に貼床とされ、平坦で堅締であった。床面施設としては北西隅付近に平面

形・規模が径約80× 100cmの 略円形で、深さ約70cmのバケツ形の土坑 1基 (Kl)を検出した。埋土はやはり

全体的に黄褐色土系の人為堆積と思われる。

カマ ドは西壁のほぼ中央に付設され、本体天丼部が半壊 して崩落しているものの遺存状態は良好である。

本体部は、袖部には芯材として長さ20cmほ どの 4個 と、天丼部の架構には長さ45cmほ どの亜角礫 1個 を組

み、黄褐色粘土で構築されていた。煙道は奥行き約130cm、 径約30cmの判 り貫き式で、外側に向かって緩

い下 り勾配である。煙だしピットは径約50cmの略円形で深さ約50cmを 測る。燃焼部はおよそ平坦で火熱に

より20cmほ どの略円形で、厚さ2cmほ どに赤色変化した焼土が確認された。煙道は奥行き約130cm、 径約

30cmの割 り貫 き式で、外側に向かい緩い下 り勾配である。煙出しピットは径約50cmの略円形で深さ約

50cmを 測る。

遺物は、土師器片がカマ ド内と周辺及びKlか らほぼ 1個体分が出土し、これらとS134埋土出土が接合

して復元できた秦形土器 1点 (4)と 、埋土中から羽口片 5点、鉄製品は両端の欠損した刀子 1点 (1)と 釘
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S129

A H_489m

S129カ マド ∩

AH=483m

S129
1 10YR2/2(黒 褐)し まり 粘性やや有
2 10YR2/3(黒 褐)しまり 粘性やや有

褐色土プロック多量、炭化物少量
3 10YR7/6(明 黄褐)しまり有、粘性やや有
4,10YR7/6(明 黄褐)しまり有、粘性やや有

マサ土徴量混入
5,10YR5れ (にぶい黄褐)し まり有、粘性やや有

炭化物微量、廃棄物焼土混入
6 10YR7/6(明 黄褐)し まり有、粘性やや有

マサ土少量
7 10YR6/6(明 黄褐)しまり有、粘性やや有
8 10YR7/6(明 黄褐)し まり有、粘性無

マサ土多量
9 10YR5/4(に ぶい黄掲)し まり 粘性やや有
10 10YR6/6(明 黄褐 )し まり有、粘性無
11 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり 粘性やや有
12 10YR3/4(暗 褐)しまり有、粘性やや有

廃棄炭化物多量
ユ3 10YR5/4(に がい黄褐)しまり有、粘性やや有

部分的に大 きな炭化材
14 10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり有、粘性やや有

明黄褐色土少量
15 10YR7/6(明 黄褐)砂質、 しまり有、粘性無
16 10YR6/4(に ぶい黄橙)し まり有、粘性やや有
17 10YRν 6(明黄褐)しまり有、粘性やや有
18 10YRν 6(明黄褐)し まり有(粘性やや有、

マサ土 黄褐色土混入、壁の崩落土
19 10YRν 6(明黄掲)し まり有、粘性やや有
20 10YR5/4(に ぶい黄褐 )し まり 粘性無
21 10YR6洛 (明黄褐)砂質、 しまり極めて有

粘性無、貼床

aH=4&Om S129 Kl ｂ
一

日
ヽ
聟
＝
郎
―

引
‐

0                2m 1詢虚

S129 Kl
l 10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり ,粘性有

炭化物ブロック中量
2 10YR6/6(明 黄褐)し まりやや有、粘性無、炭化物少量
3 10YRν 6(黄褐)し まり ,粘性やや有

黄褐色土ブロック 炭化物 焼土粒微量
4 10YR6/8(明 黄褐)しまり有、粘性無
5 10YR5/6(黄 褐)しまり 粘性やや有、炭化物少屋
6 ЮYR7お (明黄褐 )し まり有、粘性無、マサ土プロック

7 10YR5浴 (黄 褐)しまり無、粘性やや有、人為的堆積
8 10YR7/6(明 黄褐)し まり有、粘性無、マサ土全体に

S129カ マ ド
1 10YR3/4(暗 褐)し まり極めて有、粘性有

明黄褐色土が全体に多量、人為的堆積
2 ЮYR3れ (暗褐)し まり極めて有、粘性やや有

明黄褐色土が全体に中量、人為的堆積
3 10YR3泡 (暗褐)し まり 粘性やや有
4 10YR3れ (暗褐)し まり 粘性やや有
5 10YR5れ (に ぶい黄掲)しまり 粘性やや有
6 10YR7/6(明 黄褐)し まり極めて有、粘性やや有
7 75YR5/6(明褐)しまり 粘性有、焼土少量
8 10YR5/6(黄褐)し まり 粘性有、焼土粒若干
9 10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり 粘性やや有、

炭化物 焼土少量
10 10YR6ん (明黄褐 )し まり 粘性やや有
11 5YR5お (明赤褐 )し まり有、粘性やや有
12 10YR3/4(暗 褐)しまりやや有、粘性有
13 10YR7海 (黄橙)しまり極めて有、粘性有、
14 10YR5/6(黄 褐)しまり有、粘性やや有
15 10YR4/6(褐 )し まり有、粘性やや有
16 10YR3れ (暗掲)し まり 粘性有
17 10YR5/6(黄 褐)しまり ,粘性有
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落

力
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18 10YR4れ (褐)し まり,粘性有
19 75YR74(褐 )しまり 粘性有、炭化物・焼土ブロック
20 10YR7/6(明 黄褐)し まり有、粘性無、袖の構築土
21 75Y馳 /6(褐)し まり有、粘性やや有、燃焼部焼土

0            50cm

第司6図 S129竪穴住居跡
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や刀子類と思われる破損品 3点、そして少量の鍛冶津が出土した。

S i33竪穴住居跡 (第17図、遺物図版 4・ 77・ 117、 写真図版14。 213・ 268。 300)

D区赤16区 中央、尾根上平坦部のⅥC-81グ リッドに位置し、検出面はV・ Ⅵ層上面である。 S135A・

Bと 重複し、当初煙出しピットと思われたものが精査過程で S135の柱穴と判明したため、本遺構が古い。

平面形は長軸が北西―南東方向の隅丸長方形を呈し、規模は長辺約4.4m、 短辺約3.5mを 測る。主軸方位は

N-40° 一W、 床面積は約13.6だである。壁は外傾 して立ち上が り、壁高は掘 り込みが浅 く約10～20cmを

測る。埋土は基本的には人為的堆積と思われる黄褐色系土の単層である。床面は平坦で堅締で、カマ ドのあ

る北西壁側を除く3辺に沿って幅約 lmの コの字状に貼床とされていた。床面施設としては柱穴 6基が検出

され、配置・規模からPl～ 4が主柱穴、 P5・ 6が副柱穴と思われる。また中央南東よりでは弱い焼土化が

認められたが、鍛造剥片等も検出されず、状況からは炉跡との判断は難しい。

カマ ドは北西壁のほぼ中央に付設され、本体天丼部は消失していたが、袖部の遺存状態は比較的良好で、

架構・芯材 として石や土器などは認められず、黄褐色土で構築されていた。燃焼部はおよそ平坦だが、煙道

側が幾分高い階段状を呈し、低い側に火熟により40cmほ どの略円形で、厚さ5cmほ どに赤色変化した焼土

が確認された。煙道は奥行き約180cm、 径約35cmの判 り貫き式で、外恨1に 向かい下 り勾配である。 S135

に破壊された煙出しピットは、残存部分では径約25cmの 略円形で深さは約20cmを 測る。

遺物は、床面で土師器片が西隅からおよそ 1個体分が出土し、復元できた甕形土器 1点 (5)と 、磨石 1

点、埋土中から角棒状の鉄製品が 1点 (2)と 鍛冶津が少量出土した。

S i34竪穴住居跡 (第 18・ 19図、遺物図版 4・ 5。 60。 77～ 79。 117、 写真図版15。 16。 213・ 249。 268～ 270・ 300)

D区赤16区中央、尾根上平坦部のⅥC-6・ 7fグ リッドに位置し、検出面はV・ Ⅵ層上面である。 S W52・

S K l17・ S N13と 重複するが、当初はS W52は カマ ド煙道と考え、1棟の住居跡として精査を行っていたが、

精査過程で炭窯と判明し、また埋土中で S Kl17・ S N13を確認したもので、断面の観察と検出状況から新旧

関係は (新)S W52→ S K l17・ S N13→ S134(古 )と 考えられる。平面形・規模は一辺約4.7mの 隅丸方形を

呈する。主軸方位はN-30° 一W、 床面積は17.8だ である。壁は鋭角的に外傾して立ち上がり、壁高は約40

～30cmを測る。坦土はおよそ20層 に細分されるが、上位黄褐色系の人為的堆積、中位の S W52の 操業によ

ると考えられる炭化物を比較的多 く含む褐色土系の人為堆積、下位には完形土器や多量の人頭大の礫が残 り、

建築材であったと思われる炭化材を含む炭化物層と大別される。炭化材は分析の結果、クリが多 く一部ナラ

も混 じると判明した。床面は平坦で堅締、カマ ド部分を除く壁際は幅 lmぐ らいで貼床とされていた。床

面中央は焼上の広が りが認められるなど状況から焼失住居と思われる。床面施設としては土坑 9基 (Kl～

9)と 地床炉 1基、柱穴 6基 とカマ ドのある北西壁際で壁滞が検出されたが、K6～ 9は貼床を除去後に

土坑と判断したもので、また規模・形態からK2～ 7・ 9は柱穴の可能性 も考えられるが、配置状況を見る

と判断は付 きかねる。Klは開口部90× 60cmの略楕円形で、深さ約30cmのおよそ鍋形、 K2・ 3・ 51ま 開口部

径約50cm、 K4は径約35cmの円形で、深さはK2～ 4は約30cm、 K5は約50cmの平鍋形を呈し、埋土は

いずれもマサ土を多 く含む黄褐色系土が堆積する。K6は 開口部径約70cmの 略円形で深さ約30cmを 測る

が、南側には径・深さとも約40cmの柱穴が伴う。K7・ 9は開口部60× 30cmの楕円形で、深さは約35cm、

K8は径約60cmの略円形で、深さ約25cmの平鍋形を呈する。地床炉はカマ ドの南西横に位置し、50cmほ

どの広が りで厚さ約 2cmほ どが火熱により赤色変化 していたものである。壁溝は幅。深さとも約10cmほ ど

を測る。

カマ ドは北西壁のやや北寄 りに付設され、全体的に上位が S W52に破壊されているが、本体部は天丼が崩
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焼土・炭化物少量
7 10YR6/6(明 黄掲)し まり有、粘性無、砂質

庚化物微量
8 10YR4/4(褐)しまり有、粘性やや有
9 75YR6/8(橙 )しまり・粘性やや有

焼土微量
10,10YR6/6(明 黄褐)しまり極めて有

粘性有
H ■5YR5/8(明 褐)しまり極めて有

粘性有、炭化物微量
12,75YR5/8(明 褐)しまり極めて有、粘性有

カマ ド構築土
13.10YR7/6(明 黄褐)し まり極めて有、粘性有

マサ土
14.5YR4/8(赤 褐)燃焼部焼土

SB3カ マ ド
1 25Y7/6(明黄褐)し まり有、粘性無、砂質
2 25Y6/4(にぶい黄)しまり有、粘性無、砂質
3 25Y7/4(浅黄)しまり極めて有、粘性無、砂質
4 75Y恥 /6(明黄)しまり有、粘性やや有、焼土混入
5.25Y5/4(黄褐)し まり有、粘性やや有
6.■評 R5/4(1こ ぶい褐)しまりやや有、粘性無

Si33カマド

OI口
|

第17図 Si33竪 穴住居跡
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0                           2m

SB4
1 10YR5/8(黄褐)し まりやや有、粘性無、砂質

炭化物微量
2.10Y超 /3(に ぶい黄褐)しまり極めて有、粘性有
3.25Y74(に ぶい黄)し まり極めて有、粘性やや有
4 10YR5/4(にぶい黄褐)しまり極めて有、粘性やや有
5 10YR3/2(黒褐)し まり極めて有、粘性やや有

炭化物中量
6 25Y4/3(オ リープ褐)しまり・粘性有
7 25Y6/4(に ぶい黄)しまりやや欠、粘性有、砂質

炭化物微量
8 10YR5/8(黄褐)し まり 粘性有、炭化物少量
9 25Y6/6(明 黄掲)し まりやや欠、粘性有、砂質

炭化物微量
10 25Y4お (オ リーブ褐)しまり・粘性有、炭化物少量
■ 25Y6/4(に がい黄)し まり有、粘性やや有

炭化物微量
12 10YR3/3(暗 掲)し まり,粘性有、炭化物少量
13 75YR4/6(褐)廃葉焼上
14 10YV3(暗褐)し まりやや有、粘性有、炭化物少量
15.25Y7/4(浅責)し まりやや有、粘性有、砂質
16.25Y6/4(1こ ぶい黄)しまり極めて有、粘性有

砂質、炭化物微量
17.25Y7/6(明黄褐)し まり 粘性無
18.10YR4/4(褐 )し まりやや有、粘性有、炭化物少量
19。 10YR17/1(黒 )炭化物層
20,75YR4/6(褐 )しまり有、粘性無
21.25Y5/4(黄褐)し まり極めて有、粘性無

マサ土多量、姑床

Si34カマド

0             50cm

第18図 Si34竪穴住居跡 (1)
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SB4カ マ ド
1 10YR171(黒 )炭化物層
2.5YR「D/8(明 赤褐)SW52の底面焼土

3 10YR3/3(暗褐)し まり,粘性有、炭化物少量
4.10YR3/4(暗褐)しまり 粘性有、黄褐色土プロック少量

5.10YR4/4(褐)し まり'粘性有
6.10YR5/8(黄褐)し まり・粘性有、明黄褐色プロック混入

7 10YR6/6(明黄褐)し まり'極めて有、粘性無
炭化物微量・焼土ブロック多量 マサ土少量

8 2翼7/3(浅 黄)し まり極めて有、粘性無
9 10YR5/6(黄 褐)しまり有、粘性無、炭化物微量
10.10YR3れ (暗褐)しまりやや有、粘性有
11 10YR4/4(褐 )し まり'粘性有、炭化物微量
12 25Yν 4(黄褐)し まり極めて有、粘性有

煙道天丼部 (V層)の崩落
13.10Y馳 /6(褐)しまり・粘性有・炭化物微量
14.75YR4れ (褐)しまり'粘性有
15,10YR4れ (褐)しまりやや有、粘性有、炭化物少量

焼土プロック微量
16.75YR5/8(明 褐)し まり有、粘性無、焼土

17 10YR4/4(褐 )しまりやや有、粘性有、炭化物ブロック

18.25Y8/4(淡 黄)し まり極めて有、粘性無
19 10YR6/6(明 黄掲)しまり極めて有、粘性有
20.25Y7お (明黄褐)し まり極めて有、粘性無、袖石の裏込め土
21.5YR5/8(明 赤褐)燃焼部焼土
22.5YR6/4(1こ ぶい赤褐)燃焼部焼土

S134 Kl
生 H‐533m

S134 Kl
l 10YR5/8(黄 褐)しまりやや欠、粘性無

砂質、炭化物上位に少量 全体に微量

しまり有、粘性無
マサ上・炭化物微量

2,76YR4/6(褐 )しまり有、粘性無
3 10Y恥/4(にぶい黄褐)し まり有、粘性無、砂質
4.10YR7/3(に ぶい黄橙)しまり有、粘性無、砂質

二歴誠摯
K2旦

o            2m

S134K8
1.■ 5YR3/2(黒褐)しまりやや久、粘性やや有

炭化物少量、焼土霜降り状に広力`る
2 25Y7/3(浅黄)しまり有、粘性無、砂質

マサ土
3 10YRク 4(褐 )しまり・粘性無、砂質
4 25Y8れ (淡黄)し まり有、粘性無、砂質

マサ土

Si34 K4
ユ H‐533m ユ

∨
S1341(4
1.10YR7/4(に がい黄橙)

SB4 K2
1.10YR6れ (に ぶい黄橙)しまり有、粘性無

砂質炭化物徴量
2.10Y離/4(褐)し まり有、粘性無、砂質

災化物少量
3.10Y恥/6(黄褐)し まり有、粘性無、砂質
4,75YR5/8(明褐)しまり'粘性有、廃棄焼土

Si34 K5

第19図 S134竪 穴住居跡 (2)

ST34 K5
1.10YR4/4(褐 )し まり無、粘性有、災化物多量
2,75YR4/6(4FJ)し まり有、粘性無
3.10YRν4(1こ ぶい黄褐)し まり有、粘性無、砂質
4.25Y73(浅 黄)しまり有、粘性無、マサ土
5 10YV/3(にぶい責橙)し まり有、粘性無、砂質

0                           1m
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落しているものの遺存状態は良好である。袖部には芯材として20～ 30cm大の石が設置され、黄褐色粘上で

構築されていた。燃焼部は床面よりも一段高く、煙道側がさらに高い階段状を呈し、低い側の段に火熱によ

り50× 40cmほ どの広が りで、厚さ10cmほ どに赤色変化 した焼上が確認された。焼土の煙道側端には羽口を

転用した支脚が並列で2個遺存 した。煙道は残存状況から、奥行き約140cm、 幅約35cmの掘 り込み式と推定

され、およそ水平ではあるが、先端部が外側に向かい緩い下 り勾配となっている。煙出しピットは残存部分

では径約30cm、 深さは約40cmを 測る。

遺物は埋土下層及び床面から、土師器の奏形土器がおよそ 7個体分と郭形土器 1点 (13)、 須恵器の壷形土

器片 3点が出土し、出土状況としては完形個体のR Pl(8)以外はまとまりを示すが、すべて破砕した状態

での出土で、形状をおよそ把握できた復元個体は土師器の奏形土器 4点 (7・ 9・ 10。 11)である。また埋

土中からは羽口片 7点、砥石 8点、磨石13点、要石 1点 (3)、 K2か ら羽口 1点 (3)、 カマ ドから支脚転用

の羽日 3点 (1。 2・ 4)、 鉄製品が刀子 1点 (3)、 鉄鐸 1点 (4)と 本遺跡の遺構としては比較的多 く出土した。

この他鍛冶津がカマ ドと埋土上位からわずかに出土している。

S135A・ B竪穴住居跡 (第20。 21図、遺物図版 5'79・ 117、 写真図版17・ 214・ 270・ 300)

D区赤16区中央、尾根上平坦部のⅥC-8hグリッド杭を中心に位置し、検出面はV・ Ⅵ層上面である。本

遺構は平成 9年度の生涯学習文化課の試掘 トレンチによって北西―南東に中央部が貫かれ、壁と床面が一部

破壊されていた。埋土がV層起源と思われる黄褐色土のため当初プランが不明瞭であったことと、 トレンチ

断面の観察からも1棟の住居跡として精査を開始したが、精査過程でカマ ドを2基確認し、床面の微妙な高

低差と8本の柱穴の配置関係、カマ ドの遺存状況などからBからAと の拡張建替えの 2棟と判断した。

S135Aは、南隅と東隅が張 り出しているが、およそ平面形・規模は一辺約 6mの隅九略方形を呈し、主

軸方位は S-55° 一W、 床面積は約32ど である。壁は外傾して立ち上が り、壁高は約30cmを 測る。埋土は

およそ10層 に細分されるが、全体的にマサ土ブロックが含まれる責褐色系上で、周辺遺構 との関連状況から

S134構築時の掘削排土による人為堆積と考えられる。床面は全体的に堅締だが、中央部分が幾分低 く、南

東と南西壁側はやや明瞭な段差が認められ、北東壁側と南西壁側には貼床が施されていた。またあまりに不

整形で弱い赤色変化のため地床炉との判断がつけ難い焼土が数ヶ所認められた。床面施設としては各コーナ

ーに土坑 4基 (Kl～ 4)と 柱穴 9基が検出された。Klは開口部140× 100cmの略楕円形で、深さ約80cm、

K2は 開口部径約110cmの 円形で、深さ約75cmのバケツ形を呈し、K3は上位の壁が崩落したものと見ら

れ、開田部は径約150cmの不整円形となっているが、中位以下は長軸110cm、 短軸85cmの 隅九長方形で、

深さ約80cmの箱形を呈する。埋土はいずれも人為的なマサ土を多 く含む黄褐色系土が堆積 し、K3の最下

層は廃棄焼土と炭化物が堆積 していた。K4は 開口部の長軸約60cm、 短軸約20cmと 30cmの 2つの楕円形

プランが連結したもので、短軸の短い方が深さ約 5cm、 長い方が深さ約12cmと底面には高低差がある。柱

穴は主に配置からPl・ 2。 4・ 7が主柱穴、P5が副柱穴と判断した。

カマ ドは南西壁の南端近くに付設され、本体天丼部は消失しているが、遺存状況は比較的良好で、袖部芯

材として40cm大 の石 4個 と抜き取 り穴 1基が検出された。燃焼部は径約80cm、 深さ約10cmほ どの略円形

に掘 り窪められてお り、全体的に火熱による厚さ10cmほ どの赤色変イとした焼土が確認され、焼上の煙道側

端には支脚と考えられる石 1個が検出された。煙道は煙だしピットと一体的で奥行き約60cm、 幅約45cmの

掘 り込み式と思われる外側に緩 く上る勾配の溝状を呈する。

S i35Bは、上記のとおり判断したもので、壁及び床は遺存しないが、柱穴と床面の状況から平面形・規

模は一辺 4皿前後の方形基調と推定され、主軸方位はN-60° 一E、 床面積は推定16だである。柱穴は配置
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Si35A・ B

B

S135A・ B
l 10YR2/3(黒 褐)しまり'粘性有、根多量
2.10YR7/6(明黄褐)し まり有、粘性やや有、人為的堆積
3.10YR4/4(褐)し まり有、粘性やや有、人為的堆積
4.10YR3/4(暗褐)し まり'粘性有、人為的堆積
5.10YR6/6(明黄褐)し まり・粘性有、人為的堆積
6.10YR6/8(明黄褐)しまり・粘性有、炭化物少量
7.10YR7/6(明黄褐)し まり・粘性有、壁崩落土

8 10YR2/3(黒褐)し まり・粘性やや有
9,10YR2/3(黒掲)しまり'粘性やや有、炭化物多量
10.10YR3/4(暗 褐)し まり・粘性有

17 10YR7/8(黄 橙)しまり極めて有、粘性有
人為的堆積

Si35A・ B Kl

ユH_認9m

第20図 Si35A・ B竪穴住居跡 (刊 )

Si35A・ B K4
二      」壁

H‐531     こと

0           1m

S135A・ B Kl
l 10YR3/4(暗 褐)しまり'粘性有、炭化物微量
2.1びrR6/4(に ぶい黄橙)しまり有、粘性無、砂質、マサ土プロック少量
3 25Y4/4(オ リープ褐)しまり有、粘性無、砂質、マサ土ブロック 炭化物微量
4 10YR6/4(1こ ぶい黄橙)しまり有・粘性無、炭化物微量
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bH‐529m Si35A・
B K2

Si35A・ B K3
QH‐530m

0            1m

S135A・ B K3
1.ЮYR7/4(に ぶい黄橙)し まり有、粘性弱、砂質

地山プロック・マサ土ブロック多量
2 ЮYR7/3(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無、砂質
3 10YR7/4(にぶい黄橙)し まり有、粘性弱、砂質

地山ブロック マサ土ブロック多量
4 10YR4/3(にぶい黄褐)しまり有、粘性やや有

炭 焼土全体的に薄 く広がる

5 10YR7/4(にがい黄橙)しまり有、粘性無
6 10YR7/4(にぶい黄橙)し まり有、粘性無
7 25Yy4(淡 黄)し まり有、粘性無
8 25Y6/4(1こぶい責)し まり有、粘性無、マサ土多量

9 25Yν 4(1こがい黄)し まりやや有、粘性無
10 10YR7/4(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無
H 廃葉 された炭 と焼土

S135A・ B K2
1 10YR5/8(黄褐)し まり 粘性有、炭化物ブロック

2 10YR7/8(黄橙)し まり有、粘性やや有
3 10YR6/8(明黄褐)し まり 粘性有
4 10YR5/8(黄褐)し まり 粘性有、炭化物ブロック

5 10YR6/4(にパい黄橙)し まり有、粘性やや有、炭化物少量
6 10YR5/8(黄褐 )し まりやや有、粘性有、炭化物プロック全体に多量
7 10YR5/8(黄掲)し まり 粘性有、褐色土 炭化物少量
8 10YR6/6(明黄褐)しまり有、粘性やや有、炭化物微量、やや砂質
9 10YR3/4(暗掲)し まりやや有、粘性有、炭 と焼土
Ю 10YR5/8(黄褐)し まり 粘性やや有、炭が薄 く広がる
11 75YR5/8(明褐)し まりやや有、粘性有、焼土
12 10YR6/6(明 黄掲 )し まり有、粘性やや有、炭が薄 く広がる
13 10YR17/1(黒 )し まり有、粘性やや有、炭が薄 く広がる
14 25Y7/4(浅黄)しまり有、粘性無

Ell

AH=「
J31rn
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げ
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日
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餡
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′ヽ
Ｉ

Ⅵ

cr l

S135Aカ マ ドA
l 10YR5浴 (黄褐 )し まり ,粘性有、焼土ブロック混入
2,75YR4/6(褐 )しまり 粘性有、弱い焼土化
3 10YR4/6(掲)しまりやや有、粘性有
4 10YR4/6(褐)し まり 粘性有、焼土粒微量・黒色土

5 75YR4/6(褐 )しまり 粘性有、焼土泣 炭化物微量
6 ■5YR5/8(明 褐)し まり '粘性有、カマ ド内壁焼土崩落上

7 10YR5/8(黄褐)し まり無、粘性有、炭化物少量・黄褐色上

8 ЮYRν8(黄褐)しまり '粘性有
9 10Y彫 閉 (黒)しまり無、粘性有、炭化物少量
10 75YК76(明 褐 )し まり 粘性有、炭化物少量・焼土

11.5YR5/8(明 赤褐)しまり有、粘性無、カマ ド内壁焼土崩落土
12 5YR6/8(橙 )然焼部焼土
13 10YR6お (明黄褐)し まり極めて有、粘性有、袖石の裏込め土

S135Bカ マ ドB
l 10YR5お (黄褐)し まり有、粘性やや有、炭化物小粒
2 10YR4/6(褐 )し まり有、粘性やや有、やや砂質
3 10YR5/3(にぶい黄褐)し まり有、粘性無、砂質、マサ土微量
4 5YRγ 6(橙)し まり有、粘性無
5.5YR5/8(明 赤褐)燃焼部焼土

ｇ
Ｏ
∞め＝
Ｈ
引
引

0               1m

第21図  Si35A・ B竪穴住居跡 (2)

Si35AカマドA
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からP3'6。 8・ 9が主柱穴と思われる。

カマ ドは北東壁のほぼ中央に付設されていたと推定されるが、煙道先端と煙出しピット及びS135Aの貼

床下で位置的に燃焼部焼土と思われる痕跡が残存するのみである。位置関係から煙道は奥行き約130cm、 径

約40cmの 剣 り貫き式と思われ、煙だしピットは径約30cm、 深さ約25cmを 測る。

遺物はすべてS135Aに伴うもので、K4と カマ ド内や付近の床面では完形に近いものが多 く、埋土中か

らは破片が少量出土した。土器は、土師器の斐形土器はおよそ 5個体分が出土したが形状の復元可能な個体

はなく、郭形土器は 5個体分が出土し、K4底面で完形 2点 (21・ 23)と 埋土中からある程度復元できた 2

点 (19。 20)、 須恵器は奏形土器片が 1点 (24)の み出土した。鉄製品は 4点出土し、カマ ドの南側床面から

はほぼ完形の小刀 1点 (5)、 カマ ド内から紡錘車 1点 (7)、 埋土中からは鉄鏃 1点 (6)、 また埋土及びK

3埋土から砥石と磨石がそれぞれ各 1点 (15。 17)、 この他埋土から羽回片13点 と鍛冶津がわずかと本遺跡

の遺構 としては比較的多 く出土した。

S141竪穴住居跡、SK 120竪穴状遺構 (第22・ 23図、遺物図版 6・ 80、 写真図版18・ 214。 270)

D区赤16区中央、西側斜面部のⅥC-6iグ リッド杭を中心に位置し、検出面はⅣ'V層上面である。検出

当初は、埋土がV層起源と思われる責褐色系のため、斜面谷側のS141を把握できず、斜面山側の S K 120

とした不整な長方形プランと谷側の南端に炭化物の混じる不整な円形プランのS W62と して精査を開始した

ものだが、 S W62の精査過程において S141、 S K 120の精査過程ではS K122を確認したものであり、新

旧関係は (新)S W62→ S141・ S K 120→ S K 122(古 )と 考えられるが、 S K 120の 掘 り込みが浅く、断面

観察ではS141と の新旧は不明であり、また状況からみて必ずしも個別の遺構とは限らず、両遺構は一連の

ものである可能性も考えられる。

S141は、等高線に平行する長軸方向で、平面形・規模は長軸約38m、 短軸約 3mの隅丸長方形を呈し、

主軸方位はN-45° 一W、 床面積は約8.9ポ である。壁は外傾 して立ち上が り、上位は崩落のためかやや開

く。壁高は山側北東壁の最大90cmか ら谷恨1に向かい高度を下げ、南西壁では約20cmを 測る。埋土はおよそ

20層 に細分されるが、上位の責褐色系の人為堆積と下位の人為的堆積と思われる褐色系に大別され、上位は

S K 120の掘削排土の可能性も考えられる。また南東側 S W62に近い中位には炭化物を含む黒色土と焼土が

あり、掘削時にはS W62の操業に伴うものと考え精査を進めたものだが、断面観察では焼土は現地性と見受

けられ、S W62と 同時期の炉跡の可能性が考えられる。床面は概ね平坦で堅締、南西谷側の半分が貼床とさ

れていた。床面施設としては南東隅に土坑 2基 (Kl'2)と 中央に地床炉1基が検出された。Kl・ 2と も開口

部径約55cmの 円形で、深さ約45cmの 円錐状を呈する。地床炉は約30cmと 約20cmの 不整な広が りで隣接し、

火熱により厚さ約10cmほ どに赤色変化していた。

カマ ドは北西壁の南寄 りに付設されていたが、本体部は遺存状態が悪 く、袖位置に小ピット4基 と燃焼部

焼土を検出したのみで、袖芯材には石を使用 したものと考えられる。焼土は径約40cmの略円形で厚さ5cm

ほどが火熱により赤色変化 していた。煙道は奥行き約110cm、 径約30cmの判 り貫き式でほぼ水平、煙だし

ピットは径約25cmの 円形で煙道よりも深 く掘 り込まれ、深さ約90cmを 測る。

遺物は、埋土中から土師器の奏形土器片が少量と須恵器の甕形土器片数点、砥石 1点 (18)、 刀子片 1点、

鍛冶津約 l kgが出土した。

S K 120は 、形態・規模から竪穴状遺構 としたが、上記のとおりS141に伴う棚状のテラスの可能性もあ

る。平面形は谷側の南西部がS141に より不明だが、等高線に平行する長軸方向で、南東端が張 り出す不整

な長方形を呈し、規模は長軸約 9m、 短軸は北側で約3.7mを測 り、南側では約 2mが残存する。床面積は
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Si41

S141カマド

S141
1.10YR5/8(黄 掲)しま り極めて有、粘性有

淀化物微量
2 10YR5/6(黄 掲)し まり極めて有、粘性有

炭化物微量
3 10YR4/6(褐 )し まり 粘性有、炭化物微量
4 10YR3れ (暗褐)し まり 粘性有、炭化物微量

焼土ブロック少量
5 10YR2/2(黒 褐)しまり '粘性有、炭化物少量

焼土プロック中量
6 5YR3/6(暗赤褐)しまり 粘性有、舵土
7 10YR4れ (褐)しまり・粘性有、炭化物微量
8 10YR5/8(黄 褐)し まり極めて有、粘性有

炭化物徴量
9,

10

11

12

13

14
15

16

｀       17

18

19,

20.

21

10YRワ6(褐 )しまり '粘性有、炭化物微量
10YR4/6(褐)し まり 粘性有、焼土粒微量
10YR5/6(黄褐)しまり '粘性有
10YR3/4(暗褐)しまりやや有、粘性有
炭化物微量
10YR74(褐 )し まり ,粘性有、炭化物微量
10YR5/6(黄褐)しまり 粘性有、壁の崩落土
10YR5浴 (黄褐)しまり 粘性有、壁の崩落土
10YR3々 (暗褐)し まりやや有、粘性有
炭化物微量
10YR76(褐 )しまり 粘性有、炭化物・

黄褐色土粒微量
10YRν 6(褐 )しまり 粘性有、炭化物微量
10YR5/6(黄褐)し まり 粘性有、炭化物微量
10YR6/6(明黄褐)しまり 粘性有、壁の崩落土
10YR5/6(黄褐)し まり極めて有、粘性有
黒色上の混 じり、貼床

日
Ｎ
Ｏ
い
１１
Ｈ

Ｉ
Ｉ
Ｉ

〇

A
H‐505m S14呵 K2

上 H_的 4m   型

S141 Kl

4H=517m

0           1m

S141 Kl
l 10YR5お (黄褐)しまり'粘性有
2 10YR76(褐 )し まり無、粘性有

炭化物徴量
3 5Yttν 8(赤褐)しまり極めて有

粘性無、焼土 (現地性)

4 10YR3/2(黒褐)し まり無、粘性有
炭化物少量

5 10YR5/6(黄 褐)し まり 粘性有
炭化物微量

6 10YR4/6(褐 )しまり無、粘性有
炭化物微量

7 10YR5/6(黄 褐)し まり無、粘性有

S141地床炉
1.5YR5お (明赤褐)焼土

S141K2
l ЮYRν8(黄褐 )

しまり 粘性有
2.10YR6/8(明黄褐 )

しまり無、粘性有
3.ЮYR74(掲 )し まり無

粘性有、炭化物微量
4.25YR7/6(明黄褐 )

しまり無、粘性有

S,41地床炉
CH‐ 493m      C

ポ

ｇ
９
８
＝
【

ｒヽ―
判〇

|

S141カ マ ド
1 10YR4/6(褐 )しまり無、粘性有
2 10YR4/4(褐)しまり無、粘性有
3.10YR3れ (暗褐)し まり無、粘性有
4.10「rR5洛 (黄掲)しまり無、粘性有
5.ЮYRン6(黄掲)しまり無、粘性有
6 10YR4/6(褐)し まり無、粘性有
7.101rR76(明黄褐)し まり・粘性有

地山ブロック多量
8 10YR76(褐 )しまり 粘性有
9 10YR74(褐 )し まり無、粘性有
10 75YR5/6(明 褐)し まり極めて有、粘性有
11 75YR4/6(褐 )し まりやや有、粘性有
12 10YR3お (暗褐)しまり 粘性有
13.FDYRν8(明赤褐)燃焼部焼土
14 5Y馳/8(赤褐)燃焼部焼土

中

第22図  S141竪 穴住居跡
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しまりやや有、粘性有
6.亀
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臨 まり極めて有
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第23国  SK120竪穴状遺構
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残存部で約22だほどである。壁は南西谷側は消失してお り、山側では崩落によるものか、かなり緩やかに外

傾して立ち上が り、壁高は山側北東壁の最大約50cmか ら南西谷側に向かい低 くなる。埋土は 6層 に細分さ

れるが、北側が褐色系、南側が明黄褐色系に大別され、周囲検出面のⅣ'V層に対応 した流入上の自然堆積

と思われる。底面はやや凹凸があり、全体的に谷側に緩 く傾斜 し、西狽!と 南東部では不明瞭な階段状 となっ

ている以外、柱穴等の床面施設は認められなかった。

遺物は、埋土中から砥石 1点 (19)、 鉄塊系遺物 1点が出土したのみである。

S i57竪穴住居跡 (第24図、写真図版18)

D区赤16区 中央、西側斜面部のⅥC-9jグ リッドに位置し、検出面はV・ Ⅵ層上面である。当初、北隅の

土坑と重複する規模からみて竪穴状遺構もしくは土坑と考えて精査を開始したが、精査過程で煙道部、隣接

するS K 123床 面で煙出しピットを検出したことから竪穴住居跡と判明したものであり、新旧関係は状況か

らS K 123・ S W65が本遺構より新 しい。平面形・規模は南部谷側が崩落により消失してお り、全容は不明で

あるが、残存部から一辺約 2mの歪な方形基調と思われる。主軸方位はN-50° ―W、 残存する床面積は約

3.l� を測る。壁は南部谷側は消失しているが、外傾 して立ち上が り、壁高は山側北壁の最大約30cmか ら南

部谷側に向かい低 くなる。埋土は 6層 に細分されるが、基本的にはⅥ層起源のマサ上の単層だが、】ヒ隅下位

にはS W65の 操業による炭化物の混じる黒色土がある。床面はやや凹凸があるが、概ね平坦で堅締、柱穴等

の施設は検出されなかった。

カマ ドは北西隅に付設され、本体部は遺存状態が極めて悪 く、燃焼部が径約80cm、 深さ約 5cmに掘 り窪

められているほかは焼土等も確認されなかった。煙道は奥行き約120cm、 径50～ 20cmの到 り貫き式でほぼ

水平に煙だしピットに続き、煙出しピットは残存部で径約25cm、 深さ約50cmを 測る。

遺物は、埋土中から土師器の甕形土器片が 1点のみ出土した。

SK l19竪穴状遺構 (第24図、写真図版19)

D区赤16区 中央、尾根上平坦部のⅥC-7f・ gグ リッドに位置し、検出面はV層上面である。平面形は平

成 9年度の生涯学習文化課の試掘 トレンチによって南西端が一部消失し、掘 り込みが浅いため緩傾斜 となる

南東側は壁が遺存 しないが、長軸方向が等高線と直行する北東一南西方向の略楕円形を呈すると思われ、規

模は長軸約3.2m、 短軸約2.5m、 床面積は6.3だ を測る。壁は緩やかに外傾し、壁高は】ヒ側の約10cmか ら南側

に向かい低 くなる。埋土は黄褐色土の単層である。床面は平坦で堅締、柱穴等の施設は検出されず、遺物も

出上しなかった。

SK 123竪穴状遺構 (第24図、遺物図版 6、 写真図版19。 214)

D区赤16区 中央、西側斜面部のⅥC-8jグ リッドに位置し、検出面はV・ Ⅵ層上面である。 S157と 重複

し、前記のとお り本遺構が新 しい。平面形・規模は南部谷側が崩落により消失してお り、全容は不明である

が、残存部では径約2.6mの歪な円形を呈し、床面積は約4.8∬ を測る。壁は南部谷側は消失しているが、外

傾 して立ち上が り、壁高は山側北壁の最大約40cmか ら南部谷側に向かい低 くなる。埋土は 6層 に細分され

るが、上位黒色土、中位褐色土、下位黄褐色土に大別され、北東部にあるKl上には弱い廃棄焼土が認めら

れた。床面は南西谷側に緩 く傾斜するが概ね平坦で堅締である。床面施設としては径約55cmの 円形で、深

さ約10cmの鍋形のKl土坑 1基が検出された。

遺物は埋土中から土師器の奏形土器片が10数点のみ出土した。 1/Jヽ 山内)

S W48A炭窯 (第25図、写真図版20)

D区赤16区の平坦部の南東、東向き斜面のⅥC-10jグ リッドに位置する。検出面はⅥ層上面である。検
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1.25Y4/3(オ リーブ褐)し まり・粘性やや有、やや砂質、炭化物微量

2.25Y6/4(1こ ぶい黄)し まりやや有、粕性無、砂質
3 25Y4れ (オ リープ褐)しまりやや有、粘性無、砂質
4.10YR3/2(黒褐)しまり・粘性有、炭化物微量
5 1CIYR3/4(暗 褐)しまり'粘性有、炭化物微量
6.25Y4/3(オ リーブ褐)しまり 粘性やや有、やや砂質、炭化物微量

SKl1 9 01

A H_521m

A H=521m

SK123
1 10YR3/2(黒 褐)し まりやや有、粘性有
2.10YM4(褐 )しまり有、粘性無、砂質
3.lllYRプ 8(黄褐)しまり有、粘性無、壁の崩落土

4.10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり右、粘性無
5 75YR4/6(褐 )しまり'粘性有、弱い廃薬焼土

6 10Y6/8(明 責褐)し まり 粘性有

SK]23

SK119
1 10YR6/4(に ぶい黄橙)し まり'粘性やや有

炭化物微量、人為的珀積

ユ Hi52 2HI b

SK鬱3 Kl
l 10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無
2.25Y5/3(黄褐)しまり・粘性無
3 10YR2/1(黒 )しまり有、粘性無、炭化物少量
7.10YR6/8(明 黄褐)しまり極めて有、粘性有
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出時には土坑もしくは炭窯と思われる遺構が東西方向に少なくとも2遺構連続するプランを呈していた。精

査をすすめるなかで底面や断面の観察から東端に土塊 S K97)、 西に連続する形で炭窯 S W48AoS W48B)、

土坑 (S K98)と 4遺構の重複が判明した。その際 S W48Aは S W48Bと の混同で誤って掘 り進めた結果本

遺構の壁とS W48Bの床面の一部が不明となった。本遺構はS W48B東側部分およそ半分とで S K97の西側

にあたる一部を切っておりS W48Bと S K97よ り新 しい。平面形・規模は卵状の楕円形を呈すると考えられ、

開口部約95× 60cm、 底部約80× 35cmと 推定される。壁は外傾 して立ち上が り、壁高は西南西の壁で約

60cm、 東北東の壁で約10cmである。長軸方向は北北西一南南東で等高線と平行する。坦土は褐色土主体の

6層 で全体的に炭化物粒を含む自然堆積である。最下層では炭化物層が確認される。底面は平坦で北側部分

と壁の一部に厚さ 2～ 3mmの火熱で赤色変化 した焼土がみられる。以上の観察から本遺構を及窯と判断し

た。出土遺物はなく、炭化物は分析によリクリと判明した。

S W48B炭窯 (第25図、写真図版20)

D区赤16区の平坦部の南東、東向き斜面のⅥC-10jグリッドに位置する。検出面はⅥ層上面である。本

遺構は当初 S K97の 西側に連続するひとつのプランの形状を呈していたが精査を進めるうちに、 S W48・ S

K98の 2遺構が確認され、S W48も さらに二つにわかれる別遺構であることが判明したものである。新旧関

係は西側をS K98に、東側をS W48Aに切られており、両遺構より旧い。平面形は斜面上において遺構の東

西が久けた形となっており、全容が不明であるが、残存部から略方形ないし略円形を呈すると思われる。規

模は開口部は約100× 90cm前後、底部は約80× 70cm前後と推定される。壁は残存部分の西尾根側がやや外

傾 して立ち上が り約20cmを測る。埋土は砂混じりの褐色土が主体の 5層で、最下層には炭化物の層が確認

される自然堆積である。底面は東にやや傾斜 しており、底面の北側部分には重複により全容は不明であるが、

平面形が30× 20cm程度で深さ4～ 5cmのやや窪んだ部分がみられる。窪みの部分にはわずかに火熱で赤色

変化した厚さ 1～ 2mmの焼上がみられる。以上の観察から本遺構を炭窯と判断した。

出土遺物はなく、炭化物は分析の結果クリと判明した。

S W49炭窯 (第25図、写真図版20)

(赤石)

D区赤15区の南側、尾根上緩斜面部のⅥC-8aグ リッドに位置し、検出面はV層上面である。当初、 S

128の北東部で炭化物の多い部分として認識してはいたが、北壁の崩落部と判断して精査を行ったところ、

精査途中で炭窯と判明したものである。断面観察から本遺構が新 しい。状況からみてS128Aの埋まりきら

ない窪みを利用したものと思われる。平面形はおよそ長方形を呈し、東端には煙出しと思われるピットが取

り付 く。長軸方向は等高線と直行する東―西にある。規模は長輔約270cm、 短軸約110cmの箱形を呈し、東

端のピットは径約50cm、 深さ約20cmの九底鍋形で、さらに径約20cm、 深さ約35cmの小ピットがある。壁

は外傾して立ち上がり、壁高は山側北壁の最大約35cmか ら南側 S128A内 で約20cmと 低 くなる。埋土の大

半はS128A内 に続 く、木炭取 り出し作業によって生じたと思われる炭化物混じりの黒色上で、北側の壁際

には壁崩落の褐色土、底面には残材の炭化物層が堆積する。底面はおおむね平坦で、火熱により厚さlcm

以下に赤色変化した焼土が部分的に認められた。

遺物は埋土中から鍛冶津が少量出土したのみである。また炭化物は分析によリクリと判明した。

S W52炭窯 (第26図、写真図版20)

D区赤16区中央、尾根上平坦部のⅥC-6fグ リッドに位置し、検出面はV層上面である。当初はS134
のカマ ド煙道として精査を開始したが、精査過程で炭窯と判明したもので、状況からみてS134の埋まりき

らない窪みを利用 したものと思われ、本遺構が新しい。平面形は、南東半が木炭取 り出し作業の際に消失し
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SW48A・ B

A_H=513m

SWttA・ B
l 10YR5/3(に ぶい黄掲)しまりやや有、粘性無

炭化物少量
2 10YR4/3(に ぶい黄掲)しまりやや有、粘性無

炭化物少量
3 10YR6/3(1こ ぶい黄橙)し まりやや有、粘性無
4.10YR3/1(黒褐)炭化物多く含む
5。 10YR4/2(灰黄褐)しまりやや有、粘性無、炭化物少量
6.10YR5/2(灰黄褐)し まりやや有、粘性無、炭化物少量
7.10YRγ4(にぶい黄橙)しまりやや有、粘性無 (観(981
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SW49
1.10YR3/3(暗 褐)しまり'粘性やや有
2 10YR2/3(黒褐)炭化物少量
3.10YR2/3(黒褐)しまり。粘性やや有

炭化物少量
4.10YR3/4(暗褐)しまり・粘性やや有

炭化物少量
5,10YR2/2(黒褐)しまり有、粘性やや有

炭化物微量
6.10YR2/2(黒褐)しまり・粘性有
7.10YR4/4(褐)しまりやや有、粘性有

庚化物少量
8.lllYR2/2(黒 褐)しまりやや有、粘性有

炭化物多量
9,10YR4/6(褐)しまりやや有、粘性有、炭化物少量
10,10YR2/2(黒 褐)しまりやや有、粘性有
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たものと思われるが、残存部からはおよそ長方形と推測され、長軸方向は等高線と平行する北西―南東にあ

る。規模は残存する部分で長軸約180cm、 短軸約100cm、 深さ約15cmの箱形を呈 し、壁はほぼ垂直に立ち

上がる。埋上の大半はS134内 に続 く、木災取 り出し作業によって生じたと思われる炭化物を比較的多 く含

む褐色土系で、底面には残材の炭化物層が部分的にある。底面はおおむね平坦で、火熱により厚さ lcm以

下に赤色変化 した焼上が部分的に認められた。

遺物は出土しなかったが、炭化物は分析によリクリと判明した。

S W62炭窯 (第26図、写真図版20)

D区赤16区中央、西側斜面部のⅥC-6iグ リッドに位置し、検出面はV層上面である。本遺構の精査過

程においてS141を確認し、状況からみてS141の埋まりさらない窪みを利用したものと思われ、本遺構が

新しい。平面形は、北西側でS141の埋土と連続していたためプランを確定できず、掘 り過ぎたため消失し

たが、残存部からはおよそ楕円形と推測され、長軸方向は等高線と平行する北西一南東にある。規模は残存

する部分で長軸約130cm、 短軸約120cmを 測 り、壁は外傾 して立ち上が り、壁高は山側北壁の最大約40cm

から南側で約 2cmと 低 くなる。埋土の大半はS141内に続 く、木炭取 り出し作業によって生 じたと思われ

る炭化物を含む黄褐色土系で、底面には残材の炭化物層が部分的にある。底面はやや凹凸があり、中央は火

熱により厚さ約 7cmに赤色変化した焼土が認められた。形態的には炉跡に類似するが、主にS141と の埋

土等の関連状況から炭窯と判断したものである。

遺物は出土しなかったが、炭化物は分析によリクリと判明した。

S W65炭窯 (第26図、写真図版20)

D区赤16区中央、西側斜面部のⅥC-9jグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。 S157と重複す

るが、状況からみてS141の埋まりきらない窪みを利用したものと思われ、本遺構が新しい。平面形は、掘

り込みが浅 く、立地から谷の南側が消失して全容は不明であるが、残存部からはおよそ楕円形と推測され、

長軸方向は等高線と平行する北西―南東にある。規模は残存する部分で長軸約120cm、 短軸約100cmを測 り、

壁は外傾 して立ち上が り、壁高は山側北壁の最大約20cmか ら南側に向かい低 くなる。埋土は木炭取 り出し

作業によって生じたと思われる炭化物を含む黒色土で、底面には残材の炭化物層がある。底面は北側で径約

90cmの 円形に浅 く掘 り窪められていた。焼土は確認されなかったが、主にS157と の埋土等の関連状況か

ら炭窯 と判断したものである。

遺物は出土 しなかったが、炭化物は分析によリクリと判明した。 (小山内)

S K97土坑 (第27図、写真図版20)

D区赤16区の平坦部の南東、東向き斜面のⅥC-10jグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。本遺

構は土坑もしくは炭窯と思われる遺構が東西方向に少なくとも2遺構連続するプランを呈していた。その西

側プランにあたる。新旧関係はS W48Aに切 られておりS W48Aよ り旧い。 S W48Bと の関係はS W48Aが

両遺構を切っており直接的な切 り合いがみられないため不明である。平面形は西側の一部が S W48Aに切ら

れていることと、斜面下部の東側が崩落しているため全容は不明であるが残存部分から方形と推定される。

規模は開口部180× 140cm前後、底部約170× 140cmを測る。残存部分で壁はほぼ垂直に立ち上がる。西壁高

は60cm前後であり、斜面に沿って減ずる。埋土は 6層 で褐色土主体であり、底部に近い層で炭化物粒がみ

られる自然堆積である。底面はマサ土があらわれ平坦で堅い。遺物は出土しなかった。

S K98土坑 (第27図 )

D区赤16区 の平坦部の南東、東向き斜面のⅥC-10jグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。当初

-60-



SW52
1.10YR6//8(明 黄褐)し まり 粘性有、焼土粒微量
2 75YR4/6(褐 )し まり,粘性有、焼土粒 炭化物微量
3.10YR4/4(褐 )し まりやや有、粘性有
4.10YR5/8(黄褐)しまり無、粘性有、炭化物少量
5,10YM浴 (にぶい黄褐)し まり無、粘性有、炭化物少量
6 10YR3/4(暗 褐)しまり無、粘性有、炭化物少量
7.10YRl″1(黒)し まり 粘性有、炭化物層

A
一

H‐539m

SIV62
1 10YR6/6(明 黄褐)し まりやや有、粘性有、炭化物微量
2 10YR5/8(黄褐)しまりやや欠、粘性有、炭化物微量
3 10YR5/6(黄 褐)し まり極めて有、粘性有、炭化物徴量
4 10YR4/6(褐 )しまりやや欠、粘性有
5 10Y財 4(褐 )しまりやや欠、粘性有、炭化物少量
6 10YR3/3(暗褐)し まりやや欠、粘性有、炭化物少量
7 75YR76(明 褐)しまり有、粘性無、焼土

ユ爵騒髭91魅

SW65

01

翌生一H‐521m
B

SW62

二生一H=502m

SW65
1.10YR3れ (暗褐)し まり 粘性無、砂質
2 10YR2/1(黒 )しまりやや有、粘性無、炭化物多量

γ

第26図

日
■
齢
Ｈ
Ｈ

ｌ
ｑ
ｌ

ral

0           1m

SW52・ 62・ 65炭窯
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S W48A及 びBの一部と思われたが埋上の状態から土坑と判断した。 S W48Bの西側上部を切っておりSW
48Bよ り新しい。 S W48の検出時に壁の一部を掘 り広げてしまったため全体の形状は不明だが、平面形は卵

状の楕円形を呈すると思われる。開口部は約95× 60cm前後と推定され、底部は約50× 40cmを 測る。埋土は

褐色土が主体で 4層 に細分される自然堆積であるが、木根による攪乱が著しい。断面形は逆台形を呈し、底

面はやや斜面に添った傾斜をみせる。遺物は出土しなかった。 (赤石)

S K99土坑 (第27図、写真図版20)

D区赤15区の北側、尾根上東谷頭のⅥB-9sグ リッドに位置し、検出面はⅣ層上面である。平面形・規模

は不整な略楕円形を呈し、開口部約120× 90cm前後、底部約100× 70cm前後を測る。壁は外傾 して立ち上が

り、壁高は西の山側で最大約25cmか ら東側の約 5cmと 谷側に向かい低 くなる。埋土は黒色土と褐色上のレ

ンズ状の自然堆積である。底面は概ね平坦で、遺物は出土しなかった。

S K107土坑 (第27図、写真図版21)

D区赤15区の南側、尾根上緩斜面部のⅥC-8aグ リッドに位置するが、 S128Bの 精査中に検出したも

のであり、状況から本遺構が新 しい。平面形・規模は、開口部径約90cm、 底部径約60cmの略円形、深さ約

60cmの鍋形を呈する。埋土は人為的な責褐色土の単層で、状況からS128Aよ りは古いと考えられる。底

面は概ね平坦で、遺物は出土しなかった。

S Kl12土坑 (第27図、写真図版21)

D区赤16区中央、尾根上北東谷頭のⅥC-9iグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。平面形・規模

は、山側上位壁が崩落しているため不整な略円形を呈し、開田部は約160× 140cm前後、底部約125× 110cm

前後を測る。壁は外傾して立ち上が り、南側は崩落によりさらに外反する。壁高は西の山側で最大約80cm

から東側の約30cmと 谷狽Iに 向かい低 くなる。埋土は基本的には人為的なマサ土の単層である。底面は概ね

平坦で、遺物は出土しなかった。

S Kl16土坑 (第27図、写真図版21)

D区赤15区 の南側、尾根上緩斜面部のⅥC-8aグ リッドに位置するが、前記のとお りS128Bの 精査中

に検出したものであり、新旧関係は状況からS128Bよ り新しく、 S128A・ S W49よ りは古いと考えられ

る。平面形・規模は、埋土がS128Bと 類似 していたためプランを確定できず、南側を掘 り過ぎたため消失

したが、残存部からは開口部径約100cm、 底部径約80cmの略円形、深さは約13cmの 平鍋形と推測される。

埋土は人為的な責褐色上の単層で、底面は平坦である。遺物は出土しなかった。

S Kl17土坑 (第28図、遺物図版60、 写真図版21・ 249)

D区赤16区 中央、尾根上平坦部のⅥC-7fグ リッドに位置するが、前記のとおりS134の 精査中に検出

したものであり、断面観察から本遺構が新しい。平面形・規模は、上位をS134と して掘削したため消失し

たが、ベル ト残存部からは開口部径約110cm、 底部径約40cmの略円形で、深さは約95cmのバケツ形と推定

される。埋土はおよそ20層 に細分される黒色系土と黄褐色系土がレンズ状の自然堆積である。底面はおおむ

ね平坦で、遺物は埋土中から羽口 1点 (5)と 鍛冶津が微量出土した。

S K122土坑 (第28図、写真図版21)

D区赤16区 中央、西側斜面部のⅥC-6iグ リッドに位置するが、前記のとおりS K 120の精査中に確認

したものであり、状況から本遺構が新しいと判断した。平面形・規模は、上位をS K 120と して掘削したた

め消失したが、残存部では開口部径約60cm、 底部径約35cmの略円形で、深さ約45cmの九底鍋形を呈する。

埋土は褐色土系3層 のレンズ状の自然堆積である。遺物は出土しなかった。
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SK97 SK98

A

A  H_512m

室

上 A

B

B

A E‐
511Bm

SW98
1 10YR5/3(に ぶい黄褐)

しまりやや有、粘性無
2.10YR5/4(にぶい黄褐)

しまりやや有、粘性無
3.10YR3/3(暗褐)

しまりやや有、粘性無、木根多量
4 111YR6/3(に ぶい黄橙)

しまりやや有、粘性無

SW97
1 10YRFD/3(に ぶい黄褐)し まりやや有

粘性無、マサ土ブロック少量
2 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まりやや有

粘性無
3.10YR5/4(に ぶい黄褐)しまりやや有

粘性無
4.10Y馳ノ3(にぶい黄掲)しまりやや有

粘性無、炭化物少量
5.10YR4/4(褐 )しまりやや有、粘性無

炭化物少量
6 10YR6/4(1こ ぶい黄橙)し まりやや有

粘性無、マサ土多量

SK107
1.10YR5/8(黄 褐)しまり極めて有

粘性有、人為的堆積

B

A

―
H‐527m

SKl12
1.10YR6/4(に ぶい黄橙)しまり 粘性やや有

人為的堆積
2 10Y路/3(暗褐)しまり・粘性やや有

マサ土少量、人為的堆積
3 10Y酪/4(にぶい責橙)しまり'粘性やや有

マサ土少量、人為的堆積
4 25Y6/4(にぶい黄)しまり有、粘性やや有

弗27図  SK97・ 98・ 99・ 107・ 112・ 116土坑

SKl12

A

A S正28

A H=481m

AH=482m

B

B

SKl16
1 10YR6/8(明黄褐)

しまり'粘性やや有、炭化物微量

0                         1rn

AH_483m

SヽV99
1.10YR3/3(暗褐)し まり無、粘性有

炭化物少量
2 10YR4/4(褐)しまりやや有、粘性有

炭化物少量
3.10Y勲ン6(褐 )しまりやや有、粘性有

SKl16

B
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S K127土坑 (第28図、写真図版21)

D区赤16区 中央、西側斜面部のⅥC-6iグ リッドに位置し、検出面はV層上面である。平面形・規模は、

開口部径約85cm前 後、底部約60cmの 円形、深さ約20cmの 皿形を呈する。埋土は褐色土系のレンズ状の自

然堆積である。底面は概ね平坦で、遺物は出土しなかった。

S K159土坑 (第29図、写真図版21)

D区赤15区 の北側、尾根突端西側谷頭のⅥB-8rグ リッドに位置し、検出面はⅣ層上面である。平面形・

規模は開口部径約350cm、 底部径約220cmの略円形を呈 し、壁はほぼ垂直な下位から上位では外反 して立ち

上が り、深さは約140～ 120cmを 測る。埋土はおよそ30層 に細分される流入上の黒色土系から壁崩落上の黄

褐色土系が互層となるレンズ状の自然堆積であるが、最下層には廃棄焼土や炭化物が比較的多 く認められた。

底面は概ね平坦で、遺物は出土しなかった。

S K160土坑 (第29図、写真図版21)

D区赤15区の南側、尾根上緩斜面部のⅥC-8cグ リッド杭を中心に位置し、検出面はV層上面である。

S129と 重複 し、断面の観察から本遺構が新 しく、北側重複する部分ではテラス状の段があったと思われる

が、平面的には把握できず掘削したことで消失し全容は不明である。確認した部分での平面形・規模は、開

口部径約250cm、 底部径約210cmの 略円形を呈し、壁は下位でやや袋状を呈し、上位は外反して立ち上が り、

壁高は南山側で最大約130cmか ら北側残存部で約40cmと 低 くなる。埋土はおよそ40層に細分されるが、上

位に流入土の黒色上が厚 く、それ以下は黒ボク系の流入土から壁崩落土の責褐色土系が互層となるレンズ状

の自然堆積である。底面は概ね平坦で、遺物は出土 しなかった。

S K161土坑 (第28図、写真図版22)

D区赤15区の北側、尾根突端谷頭のⅥB-8qグ リッドに位置し、検出面はⅣ層上面である。当初は埋土

がⅣ層起源のものであったため、焼土遺構 と考えて精査を行ったものだが、断ち割りを行ったところ土坑と

判明したものである。平面形は底面に高低差のある略楕円形が連結 した不整なだるま形で、規模は開口部が

100× 60～ 50cm、 底部が高低差約10cmで、 2段 とも径約50cm前後の略楕円形を呈し、壁は鋭角的に外傾し

て立ち上が り、深さは約30cmほ どを測る。埋土は基本的には褐色土の単層である。底面は段差はあるもの

の概ね平坦である。遺物は出土しなかった。

S K162土坑 (第28図、写真図版22)

D区赤16区 中央、尾根上平坦部のⅥC-9hグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。平面形・規模は、

開口部径約180cm、 底部径約165cmの略円形を呈し、断面形は筒形、深さ約135cmを 測る。埋土はおよそ30

層に細分されるが、全体的にマサ土を多 く含む基本的には黄褐色系上の人為的堆積である。底面は概ね平坦

で、遺物は出土しなかった。

S N13焼土遺構 (第29図、写真図版22)

D区赤16区 中央、尾根上平坦部のⅥC-6fグ リッドに位置し、 S134の 精査中に確認した。検出時の状

況から本遺構が新 しく、 S W52と 同時期と考えられる。60× 30cmの不整形の広がりで、被熱により厚さ約

10cmほ どが赤色変イとしており、中央部の焼土化が著 しい。遺物は出土しなかった。       1/Jヽ 山内)

②赤17・緑11・ 緑12区

赤17区、緑11・ 12区 はD区幹尾根北西部からE区谷底に至る東側斜面の中腹部分で、幹尾根からの比較的

大きな 2本の枝尾根 (赤 15。 19区 )|こ 囲まれた区域である。いずれの 3区域 とも幹尾根から繋がる南側部分

は急勾配、中央から北側部分にかけては緩斜面が続き、その後再び急勾配で緑 7区谷底へと至る。赤17区 は
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ヽ

SKl17

半ヽ
SK122

A H_5141n

SK122
1.10YR7/6(明黄掲)

しまり・粘性有、炭化物微量
2.10YR3/6(黄橙)

しまり極めて有、粘性有
3.10YR78(黄掲)

しまり極めて有、粘性有

SK127

A

B AH=600m

SK161

SK127
1 10YR4/6(褐)しまり無 粘性有

虞化物微量
2 10YR3/4(暗褐)しまり 粘性有

焼上プロック少量
3 10YR74(褐 )し まり無、粘性有
4.5YR4/8(赤 褐)焼土プロック

A

A

A~~~■‐536m
B

SKl17
1.10YR4/4(掲 )し まり有、粘性やや有、炭化物微量
2 10YR4//4(褐)し まり有、粘性やや有
3.10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり 粘性やや有
4 10YRν4(1こ ぶい黄褐)し まり'粘性やや有、砂質
5,25Y5/3(責褐)し まり 粘性やや有
6 10YR4/4(褐)し まり有 ,粘性やや有
7 10YR4/4(褐)し まり無、粘性やや有
8 10YR3浴 (暗褐)し まり弱、粘性有、炭化物多量

9 2うY5/3(黄褐)し まり・粘性無、炭化物徴量

10.25Y6/3(に ぶい黄)しまり無、粘性やや有、砂質
11 25Y7/4(浅黄)し まり・粘性無、マサ土微量

12.10YR4/4(褐 )し まり有、粘性やや有、炭化物徴量
13 10YR3/3(暗 褐)し まり'粘性やや有、炭化物微量

14.10YR3/3(暗 褐)し まり弱、粘性有、炭化物多量
15 25Y6//3(1こ ぶい黄)しまり・粘性有、砂質
16.10YR4/4(褐 )し まり弱、粘性有
17.25Y6/3(に ぶい黄)しまり・粘性有、褐色土多量

18.10YR3/3(暗 褐)し まり弱、粘性やや有、炭化物少量

19 25Y6/3(1こ ぶい黄)し まり 粘性有、褐色土多量

20.1ばrR6/6(明 責褐)し まり'粘性有
21 25Yγ3(1こぶい黄)し まり 粘性有、砂質

SK162

A H=53 11al

SK161
1 75YR5/6(明褐)

廃葉焼上、炭化物微量
2 10Y鼻74(褐 )

しまり無、粘性有
3 10YR76(褐 )

しまり無、粘性有

122・ 127・ 161 ・ 162土坑
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A

A

―全―H‐470m

SK162
1.10YR3/3(暗 褐)しまり,粘性やや有
2.10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり 粘性やや有
3.10YR5/6(黄掲)し まり・粘性やや有
4 10Y恥/3(にぶい黄褐)しまり・粘性やや有
5,10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり・粘性やや有
6 10YR6/4(に ぶい黄橙)し まり・粘性やや有
7 10YR6/4(1こ ぶい黄橙)しまり'粘性やや有
8 10YR7/6(明黄褐)し まり'粘性やや有
9 10YR7/6(明 黄褐)し まり・粘性やや有
10.10YR6/4(に ぶい黄橙)しまり'粘性やや有
H.10YR6/4(に ぶい黄橙)し まり 粘性やや有、マサ土多量

12.10YR7/6(明 責褐)し まり・粘性無
13.10Y恥 /4(にぶい黄褐)し まり 粘性やや有
14 10YR6/4(1こ ぶい黄橙)し まり・粘性やや有、マサ土少量

15 10YR7/6(明 責褐)し まり'粘性やや有
16 10YR6/6(明 黄褐)し まり・粘性やや有、褐色土中量

17 10YR7/6(明 黄褐)し まり。粘性やや有、マサ土多量
18 10YRν 4(にぶい黄種)し まり・粘性やや有、マサ土少量

19,10YRν 4(1こ ぶい黄橙)し まり。粘性やや有、マサ土中量
20 10YRν 4(にぶい黄褐)し まり・粘性やや有、マサ土微量
21.10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり'粘性やや有

地山土中量、マサ土少量
22.10YR7/6(明 黄褐)しまり・粘性やや有

マサ土プロック少量

第28図  SKl17・
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SK159
1 10YR3/3(暗褐)し まり・粘性やや有、地山少量
2 10YR4/6(褐)し まり・粘性やや有
3 10YR3/3(暗褐)しまり 粘性やや有
4 10YR3/2(黒掲)し まり,粘性やや有、褐色土中量
5,10YR4れ (掲 )し まり 粘性やや有
6 10YR2泡 (黒褐)し まり 粘性やや有
7 10YR4れ (褐)し まり 粘性やや有、黒ボク土中量
8 10YR2カ (黒褐)し まり 粘性やや有、地山ブロック少量
9 10YR3/4(暗褐)し まり 粘性やや有
10 10YR3れ (暗褐)し まり 粘性やや有、掲色土多量、炭化物微量
11 10YR3れ (暗褐)し まり 粘性やや有、掲色土多量、炭化物微量
12 10YR3れ (暗褐)し まり 粘性やや有
13 10YR5/8(黄 褐)しまり・粘性やや有
14 10YR6/6(明 黄掲)し まり 粘性やや有
15 10YR5/6(黄 褐)しまり,粘性やや有、黒ボク上少量15 10YR5/6(黄 褐)しまり '粘性やや有、黒ボク上少量
16 10YR5/6(黄 褐)し まり 粘性やや有、炭化物微量
17 10YR5/8(黄 褐)し まり 粘性やや有
18 10YR6/6(明 黄褐)し まり 粘性やや有
19 10YR4/6(褐 )し まり '粘性やや有、地山ブロック少量
20 10YR4/6(褐 )しまり 粘性やや有、炭化物微量
21 10YR76(明黄褐)しまり 粘性やや有、褐色上中量、炭化物微量
22 10YR4れ (褐 )し まり 粘性やや有、炭化物微量
23.10YR6お (明黄褐)しまり 粘性やや有
24 10Y恥ん (黄褐)し まり 粘性やや有、炭化物微量
25 10YR5/8(黄 褐)しまりやや有、粘性有
26 10YR6/8(明 黄掲 )し まりやや有、粘性有、炭化物微量
27 10YR5/8(黄 褐)しまりやや有、粘性有、マサ土ブロック微量
28 10YR7/6(明 黄褐)し まりやや有、粘性有、炭化物・焼土粒微量
29 10YR76(明黄褐)しまりやや有、粘性有
30 10YRン 4(暗褐)し まりやや有、粘性有、焼土ブロック少量
31.25Y7/6(明黄褐)マサ土 しまりやや有、粘性有

SN13
1 75YR6/8(橙)しまり極めて有、焼土
2 5YR5/8(明赤褐)し まり極めて有、焼土

0            50c血
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この中央部分であり、赤18区から派生する枝尾根部にあたる。赤17区は明瞭な平坦部は無 く、赤18区尾根頂

部と赤17区緩傾斜部では、標高約54mか ら45mと 9mの高低差がある。赤17区尾根筋の両側には、 2つの枝

尾根に挟まれた洞状を呈する谷部が存在する。赤17区西側に繋がるのが緑11区、東側に繋がるのが緑12区で

ある。緑H区は赤17区 とあまり比高差の無い緩斜面が続き、谷底は南北長約50m、 東西幅約 5～ 8mと狭小

である。緑12区は赤17区 とは高低差約 8mと ややきつい勾配となっており、谷底は南北長約70m、 東西幅約

7～15mと なっている。また両区とも、西側の斜面である赤15区及び赤19区側からは急斜面になっている。

検出面は赤17区の尾根頂部から両側の斜面ではⅣ層及びⅥ層となり、緑11・ 12区の谷底部分ではⅢ層が検出

面となる。

検出された遺構は竪穴住居跡 3棟、炭窯 4基、炉跡 1基、焼土遺構 3基である。分布状況は、赤17区の中

央から北側の尾根頂部緩斜面に竪穴住居跡及び焼土遺構がそれぞれ 2基 と炉跡が 1基、緑11区谷底の中央に

竪穴住居跡 1棟 と炭窯 3基、緑11区谷底の緩斜面最奥部に焼土遺構1基があり、緑12区からは谷底の緩斜面

最奥部の炭窯 1基のみであった。遺構の大半は比較的傾斜の緩い尾根頂部や谷底に立地しており、急斜面部

では遺構は検出されなかった。 (小林 )

S i42竪穴住居跡 (第 30・ 31図、遺物図版 6・ 7・ 58・ 81・ 117、 写真図版22・ 23・ 215・ 247・ 271・ 300・ 325)

D区緑11区谷底の中央部、ⅥC-13gグ リッドを中心に12g・ 13h。 14gグ リッドに位置する。検出面は

Ⅲ・Ⅳ層である。検出時の状況は、東。南壁の二辺の一部と南東隅に広がる貝層を確認できたもので、その他

は不整な褐色上が広がっており、プランを特定することはできなかった。本遺構は精査過程において、SW

71・ 72・ 73と 重複していることが判明した。 S W71は平面プランの状況、また S W72・ 73は埋土断面の状況

が本遺構をそれぞれ切っていることから、本遺構より新 しいものと考えられる。平面形は立地する地形によ

り自然崩落しているため、斜面下方である東側の一部は消失しているが、隅丸略長方形を呈する。規模はそ

れぞれ西壁長約5.2m、 南壁長約4.5m、 北壁長約3.5m、 東壁長約3.lmが残存し、残存部及び貝占床範囲等から

推定される規模は長辺約5.5m× 短辺約4.5mで ある。主軸方位はN-26° 一Wで、床面積は19。2∬である。壁

は西壁では崩落により外傾 して立ち上がるが、その他の壁は鋭角的に立ち上がる。壁高は西壁で約65cm、

南璧で約60cm、 S W72・ 73が重複する北壁と斜面下方の東壁の残存部では、壁高約 5cmを 測る。埋土はお

よそレンズ状の自然堆積で19層 に細分されるが、大別すると南半部上位には砂質土を含む黄褐色土系、全体

中位には黒褐色上、全体下位には暗褐色土の 3層 に分けられる。遺構北側にはマサ土を含む黄～明黄褐色土

の層位があり、断面の観察から埋土を縦に切るラインが見受けられ、 S W73構築時に掘削した盛土と考えら

れる。また、遺構南東部には貝層が形成されている。規模は1.3だ、層厚は約20cmを 測る。貝層は認識でき

る範囲を廃棄単位ごとに捉え、結果全22単位・21層 に細分された。これらは検出時の平面状況から、北側の

小範囲と南側の比較的大きな範囲の 2つの廃棄ブロックに大別できる。いずれも主にイガイ科の一種で構成

されており、 1・ 2・ 11。 19。 20層 は比較的残存状態の良好な貝と破砕片が多 く含まれる混土貝層、 3～ 10・ 12

～18層 は残存状態が良好な貝で構成される純貝層、21層 は破砕した貝片が多 く見られる混貝土層、15層 は無

遺物層となっており、一次的な廃棄の後、一定期間をおいてその後、再び廃棄が行われたものと思われる。

また北側と南側の 2つ のブロックについて、別々の層位を成すことから、分別して廃棄したものと考えられ

るが、出土遺存体に大きな差異はないため、これが意図的なものなのか、または時間的なものなのかは不明

である。廃棄開始時期については、柱穴P4埋土中にも後 ri、 の貝片が混入していることから、住居廃絶後の

下層暗褐色土の堆積時及び、埋土断面の観察からS W73構築時とほぼ同時期に廃棄され始めたものと思われ

る。貝層の形成状況から、廃棄は南東方向から行われており、隣接するS153・ 541こ 関係する可能性が考え
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S142
1.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無
2 10YR5/3(にぶい黄褐)し まり 粘性極めて有、

炭化物中量
3.25Y6/6(1こ ぶい黄)しまり欠、粘性無

中央に炭化物混入
4.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり欠、粘性極めて有
5 10YR3/2(黒褐)し まり有、粘性やや有
6.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性やや有
7.10YR3/4(暗褐)し まり有、粘性無
8.25Y4/3(オ リープ褐)しまり有、粘性無
9.25Y6/6(明黄褐)しまり有、粘性無
10 25Y6/4(1こ ぶい黄)しまり有、粘性無
11.10YR6/4(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無
12.10YR3/2(黒 褐)しまり有、粘性やや有
13.10YR3/3(暗 褐)しまりやや有、粘性有
ユ4.10YR3/3(暗褐)しまり・粘性有
15.25Y6/4(に ぶい黄)し まり有、粘性無
16.10YR2/2(黒 褐)しまり・粘性有
17.10YR3/2(黒 褐)しまりやや有、粘性有
18.101rR72(灰 責褐)し まり 粘性有
19 111YR2/1(黒 )しまり・粘性有
20.10YR2/3(黒 褐)しまり・粕性やや有、貼床

S142カ マド

a H=392m

第30図 S142竪 穴住居跡 (1)

S142カ マ ド
1.10YR2/2(黒 褐)しまり有、粘性欠
2.10YR7/8(明 黄褐)しまり。粘性極めて有
3.10YR4/8(明 褐)しまり極めて有、粘性やや有、

崩落焼土
4.10YR4れ (褐)し まりやや有、粘性有
5.75YR4/6(褐 )しまり極めて有、粘性有、

崩落焼土塊
6 10Y路/3(暗褐)しまり久・粘性有
7.10YR7/6(明 黄褐)し まり・粘性有
8 10YR3/3(暗掲)しまり・粘性有
9,10YR5/8(黄 褐)しまり極めて有、粘性有
ユ0.10YR3/2(黒褐)しまり有、粘性欠
11.5YR5/8(赤 褐)燃焼部焼土

0キ
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第31図 S142竪穴住居跡 (2)
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B

0                   50cm

// N011

S142貝 層
1,混土貝層
2.混土貝層
3 純員層
4 純貝層
5 純貝層
6 純貝層
7 純貝層
8a～雛 純貝層
9 純貝層
iO 純貝層
■.混土貝層

12.純只層
13 混土貝層
14 純貝層
15 10YR3/4(暗 褐)

無遺物層
16 純貝層
17 純員層
18 純貝層
10 混土貝層
20 混土貝層
21 混貝土層

E

―
H=3&6m

Si42貝層検出状況
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られる。床面は平坦で堅くしまり、西壁沿い以外の部分で貼床が認められる。遺構の四隅には柱穴Pl～ 4

の 4基が確認でき、その配置状況・規模から主柱穴と思われる。

カマ ドは遺構北壁のほぼ中央に位置する。本体部はS W72'73と 住居廃絶時の人為的な破却により大半は

損壊 しており、燃焼部と袖部の痕跡のみが確認できる。燃焼部は平坦で窪みは無 く、厚さ 6cm、 径約45cm

の円形状の赤褐色焼土が広がる。燃焼部の両脇には円形の掘 り込みが認められ、袖部の芯材として用いた看

の抜き取 り痕と思われる。壁際に残存する自然石 1個 も同様に袖部の芯材と考えられる。煙道は判 り貫き式

で奥行約120cm、 径約20cmを 測 り、先端に向かって下 り勾配である。煙出は径25～ 30cm、 深さ約90cmを 測

り、垂直に掘 り込まれている。

遺物は、土器が大 2袋程出土し、その大半は土師器の奏形土器・郭形土器片で、埋土中や床面から出土し、

その他、床面から須恵器の奏形土器片数点、鉄製品 1点、支脚 1点 (1)と 鉄滓が出上している。

S153竪穴住居跡 (第32図、遺物図版6・ 117、 写真図版23・ 214・ 300)

D区赤17区北側の尾根頂部緩斜面、ⅥC-16g。 16h。 17gグ リッドに位置し、検出面はⅣ層及びⅥ層上

面である。本遺構の斜面下方である北側のほとんどは自然崩落してお り、遺存状態は不良である。遺存する

平面形は大略隅丸長方形を呈し、規模は南壁約4.5m、 西壁約1.8m、 東壁約 lmが遺存するが、貼床範囲から

短軸は3.5m以 上と推定される。主軸方位はW-4° 一Nに あり、床面積は推定11つだである①壁は遺存する

箇所では鋭角的に立ち上がるが、前述の通 り斜面下方の北壁は遺存 しない。壁高は南壁で約60cm、 西壁で

約25cm、 東壁で約5cmが遺存する。埋土は 5層 に細分されるが、基本的には褐色土系の自然堆積である。

1層面にはS N16焼土遺構が本遺構と重複しているが、直接的な関連性は認められず、本遺構埋没後のもの

と思われる。床面は平坦で締まりがあり、斜面下方の北側には貼床が施されている。柱穴はPl～ 4の 4基を

検出したが、 P41ま カマ ド燃焼部から約30cmの近距離にあることから疑間が残る。また遺構中央には、明赤

褐色の地床炉とその南側には55× 45× 20cmの石が存在する。両者の位置関係から鍛練鍛冶の炉跡の可能性

を考慮 し、周辺の土のサンプリングを行ったが、鍛造剥片は抽出されなかった。また断面観察により、周辺

床面は度重なるクリーニング作業のために掘 り下がっており、石と床面の間には床面とは異なる土が 1層存

在することから、石下には浅い掘 り込みがあったものと思われる。

カマ ドは遺構西壁のほぼ中央に位置している。カマ ド本体は崩落により遺存せず、燃焼部のみ確認できる。

燃焼部は径約40cmの略方形で、厚さ3cm程度の橙色焼上が広がる。その両側には円形と楕円形の窪みがあ

り、袖の芯材の抜 き取 り痕と思われる。煙道は奥行約180cm、 径約20cmの割 り貫き式で、先端に向かって

下 り勾配である。煙出は径約45cmの 略円形を呈し、深さ約55cmで垂直に掘 り込まれている。

遺物は、埋土中より上師器の奏形土器片が約10点 と須恵器の発形土器の体部片が 7点、また鉄製品として

床面より刀子と平成10年度試掘調査時に検出面より鉄鏃 (9)が出土している。

S154竪穴住居跡 (第33・ 34図、遺物図版 6・ 60・ 80、 写真図版24・ 215・ 249。 270・ 271'311)

D区赤17区北側の尾根頂部緩斜面、ⅥC-16e'16f。 17e。 17fグ リッドに位置し、検出面はⅣ層及びⅥ

層である。本遺構はS153同様、斜面下方である北側は自然崩落しているため遺存状態は悪い。遺存する平

面形は大略隅九長方形を呈し、規模は南壁で約5.lm、 東・西両壁遺存部で約 3mを測るが、貼床範囲から短

軸は4.4m以上と推定される。本遺構にはカマ ドが 2基存在する。遺存状況から、新 しい方をカマ ドA、 旧

い方をカマ ドBと した。主軸方位はW-14° 一N(カ マ ドA)、 W-15° 一N(カ マ ドB)で、床面積は推定

19,4∬ である。壁は遺存部では外傾して鋭角的に立ち上が り、壁高は南壁で約50cm、 東・西壁で10cm前後を

測る。埋土は斜面上方から流入した自然堆積と思われ、 4層 に細分される。遺構南西部の床面には廃棄され
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S153 カマ ド
ユ 10YR5/4(に ぶい黄禍)しまり・粘性やや右
2.10YR4/4(褐 )し まり'粘性やや有
3.10YR3/2(黒 褐)しまり'粘性やや有
4.10YR8/3(浅黄橙)しまり'粘性有
5.10YR5/6(黄 褐)し まり 粘性やや有
6 76YR5/6(明褐)しまり極めて有、粘性有、

天丼部崩落焼土
7.5YR6/8(橙)燃焼部焼土

Si53地床炉

S153地床炉
1,10YR5/6(黄 褐)しまりやや有、粘性無
2.5Y恥 /8(明赤褐)焼土

生
″
代

Φ
ゆ
あ

日
い
お
∞
＝
【
＝
ｑ
ｌ

A H=391m

o                2m

S153
1 10YR4/4(褐 )しまり有、粘性無、マサ土混入
2.10YR4/6(褐)しまりやや有、粘性無、明黄褐色土混入

3.10YR4/4(褐 )しまり有、粘性やや有
4.10YR4/6(褐)し まり有、粘性無
5 10YR3/4(暗褐)しまりやや有、粘性無、黄褐色土混入
6.10YR5/6(黄 褐)芯材の抜き取 り痕
7 10YR5/3(に ぶい黄掲)しまり有、粘性やや有、貼床

第32図 S153竪 穴住居跡

CH‐
383m
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たと思われる炭化物が堆積 していた。また埋±1層 にはS N17が重複してお り、その様相は本遺構斜面上方

に位置するS N16と 類似する。床面は平坦で堅く締まり、遺構北側と西側にはL字型に貼床が施されている。

床面施設として遺構北西部には土坑Klが掘 り込まれている。平面形は略円形を呈 し、規模は開口部径約

155～ 180cm、 底部径約130cmを 測る。断面形は平底鍋形を呈し、深さは約60cmを 測る。埋土はレンズ状の

自然堆積で 7層 に細分される。また埋± 1層 中には30cm大 の自然石が数個含まれている。底面は平坦であ

る。カマ ドに近いKl南側には張 り出し部分があり、昇降の施設であった可能性が考えられ、カマ ドとの位

置関係から貯蔵穴であったと思われる。

カマ ドは 2基並行 して西壁に付設されている。両カマ ドとも自然流土により削平されており、煙道・煙出

部の残存状態は不良である。カマ ドAは西壁の中央からやや南側に位置する。本体天丼部は崩落しているが、

天丼部の架構に使用 したと思われる15～25cm大の自然石 2個 と、袖部芯材に用いたと思われる10cm大の自

然石1個 がカマ ド中央に点在 している。袖部には芯材 として石が使用され、明黄褐色土で構築されている。

燃焼部は約25× 15cmの 略楕円形を呈 し、皿状に窪み、厚さ4cm程の橙色焼土が広がる。煙道は奥行約

150cm、 径約25cmの到 り貫き式で、先端へほぼ真直ぐ向かう。残存する煙出は径約30cmの略円形で、深さ

は約20cmで ある。カマ ドBは遺構西壁のほぼ中央に位置する。カマ ドAへの造 り替えのためほとんど遺存

しないが、貼床を剥がしている際に床面下約 5cm程で燃焼部の遺存部分を検出した。不整な橙色焼土の広

が りで、厚さは lcm程が遺存 している。煙道は前述の通 り削平されているため詳細は不明だが、奥行約

130cm、 径約30cmが残存 し、断面の状態から割 り貫き式と思われる。煙出は特定できず不明である。以上

のことから考察すると、カマ ドA・ Bの高低差は 5cm以下であり、カマ ドBの遺存する燃焼部焼土下にも住

居本来の貼床が施されていることから、カマ ドA構築時にカマ ドBを壊 し、カマ ド周辺にのみ新たな貼床を

施して、カマ ドAを構築した造 り替えと考えられる。

遺物は、土器は中袋で 1袋程出上し、そのほとんどが土師器の奏形土器片である。主なものとして、奏形

土器 3点 (30。 31。 32)と 、床面RPlの台付郭形土器 1点 (33)がある。また、須恵器の口縁部片が 4片出土

している。その他、磨石 5点 (20～ 25)と 羽口 1点 (6)が埋土中より、不明鉄製品が床面より1点、鉄塊

系遺物が床面より2点、鉄滓が埋土中より少量出土している。 (小林)

S W67炭窯 (第35図、写真図版25)

D区緑12区の南部斜面、ⅦC-2kグ リッドに位置する。検出面はⅢ層である。遺構の北側半分が トレン

チにより上部が削平を受けていることと、壁の一部を誤って掘 り拡げてしまい不明となった部分がある。平

面形・規模は長方形を呈し、開口部約480× 140cm、 底部約460× 120cm前後と推測される。長軸方向は北北

東一南南西にあり、等高線と平行する。残存する壁はほぼ直角に立ち上が り南東山側で約60cm、 北西谷側

はトレンチによる削平を受けており明確ではない。埋土は黒色土系の 2層で斜面上方より流れ込んだ自然堆

積であり、最下層には炭化物層がある。底面はほぼ平坦であるが、火熱を受け焼土化した部分は確認できな

かった。底面に焼土化 した部分はみられないが、平面形及び炭化物層の形状から炭窯と判断した。

遺物は出土せず、炭化物は分析の結果クリと判明した。

S W71炭窯 (第35図、遺物図版7、 写真図版25。 215)

(赤石)

D区緑11区谷底の中央部、ⅥC-13gグリッドに位置する。本遺構はS142精査途中で炭化物の広がりを

検出したことにより確認できたため、残存部は遺構下半部のみである。重複関係は本遺構が S142を切って

いる。平面形は楕円形を呈し、規模は開田部約175× 85cm、 底部約135× 50cmを 測 り、長軸方向は北一南に

ある。残存する壁は外傾して緩やかに立ち上がり、壁高は約10cmを測る。埋土は単層で、細かい災化物を
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A H_370m

o                2m

S154
1.10YR3/3(階褐)し まり'粘性やや有

2.10YR3/4(暗褐)し まり'粘性やや無、炭化物微量

3 10YR5/3(に ぶい責褐)しまり・粘性やや有、

にぶい責橙色プロック少量

4 10YR7/4(に ぶい黄栓)しまり・粘性無

5.25Y6/4(にぶい黄)しまり欠、粘性無、貼床

B

S154 Kl

aH=361m

SIM Kl
l 10YR4/4(褐 )し まりやや有、粘性無
2.10YR6/3(に ぶい黄橙)しまり '粘性無

3.10YR4/2(灰 黄褐)しまりやや有、粘性無
4 10YR4/3(に ぶい黄褐)しまりやや有、粘性無

5,10鶴′ζ (浅黄橙)しまりやや有、粘性無

6 10YR3/3(暗 褐)し まりやや有、粘性無、炭化物微量

7 10YR6/3(1こ ぶい黄橙)しまり・粘性やや有、壁崩落土

ｂ
一

第33図 S154竪 穴住居跡 (1)
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S154カ マ ドA
l 10YR4/6(褐 )し まり有、粘性 やや有、

炭化物微量
2.10YRツ 6(黄 褐)し まり 粘性やや有
3 5YR5お (明赤褐)し まり有、粘性やや有
4 ЮYR6/6(明 黄褐)し まり有、粘性やや有
5 10YR4/4(褐 )し まり 粘性やや有
6.10YR4/6(褐 )し まり有、粘性 やや有
7 10YR6/6(明 黄褐)し まり・粘性やや有
8 10YRν 6(黄褐)し まり有、粘性やや有
9 10YRν 8(黄褐)し まり有、粘性やや有
10 75YR4/6(褐 )し まり有、粘性やや有
11 10Y馳ノ3(に ぶい黄褐)し まり '粘性やや右

黄褐色土混入
12 75YRツ 8(明褐)し まり・粘性有

崩落天丼部焼土
13 10YR5洛 (黄褐)し まり極めて有、粘性有、

袖部構築土
14 10YR73(1こ ぶい黄橙)し まり有、粘性無、

芯材の掘 り方
15 75YR7/6(橙)燃焼部焼土

S154カ マ ドB
l 10YR5/6(黄 褐)し ま り有、粘性 やや有
2 ЮYR4れ (褐)し まり有、粘性やや有

黄掲色土・炭化物少量
3 10YRフ 8(黄褐)し まり 粘性やや有
4 10YR3/3(暗褐)しま り 粘性やや有、

炭化物微量
5 10YR2氾 (黒褐)し まりやや有、粘性無
6.5YR6/3(橙)燃焼部焼土

AH_362m

0            50cm

第34図  S154竪穴住居跡 (2)

多量に含んでいる。底面は平坦で極めて堅 く締まり、底面から壁面にかけて厚さlcm以下の赤褐色焼土が

広がる。

遺物は、土師器の奏形土器片数点と須恵器の奏形土器片 1点 (49)が 出土している。

S W72炭窯 (第35図、写真図版25)

D区緑11区谷底の中央部、ⅥC-13gグリッドに位置する。本遺構はS142北側の精査途中に検出したも

ので、 S142、 S W73を切っている。埋土断面の観察から、埋没過程の S W73の窪地を利用したものと考え

られる。平面形は略円形を呈 し、規模は開口部径約140cm、 底部径約100cmを 測る。壁は外傾 して緩やかに

立ち上が り、断面形は鍋形を呈する。壁高は北西側で約50cm、 S142と 重複する壁で約20cmを測る。埋土

は 2層 に分かれ、それぞれに炭化物を含む。底面はほぼ平坦で、遺構南西には厚さlcm程度の赤褐色焼土

が壁面まで広がる。以上により、本遺構は炭窯であると判断した。遺物は出土しなかった。

S W73炭窯 (第35図、写真図版25)

D区緑11区谷底の中央部、ⅥC-13gグリッドに位置する。本遺構はS142北側の精査過程で検出したも

ので、S142、 S W72と 重複する。その新旧関係は埋土断面の状況から、S142よ り新 しくS W72よ り旧い。

平面形は楕円形を呈し、規模は開口部約140× 110cm、 底部約110× 80cmで、長軸方向は北東―南西にある。

断面形は鍋形を呈 し、壁高は約25cmを測る。壁の一部には土を貼ったと思われる部分があり、厚さ 2～ 4
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C H=3■ 6m
D

SW67
1.10YR2/73(黒褐)し まりやや有、粘性無
2.10YR2/1(黒)し まりやや有、粘性無

炭化物少量
3.10YR1 7/1(黒 )炭化物層

LI

B

弗35図  SW67・ 71 ・ 72・ 73炭窯

SW71
1 10YR3/1(黒褐)しまり欠、粘性有、炭化物層

SW72

A

A H_392m

SW72
1.10YR2/2(黒褐)しまり有、粘性無、災化物中量
2.10YR4れ (褐)しまり有、粘性無、炭化物少量

SW73
3.10YR17/1(黒)し まり'粘性やや有、炭化物 材含む
4.5YR6お (橙)焼土
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cmで橙色を帯びている。埋土は黒色上の単層で全体に炭化物を含み、下位及び底面には炭化材 (RCl～

7)が残存 している。またS142埋土断面の観察から、本遺構は埋没過程にあるS142北側を掘削し、その

上を盛って南壁を構築したものと推測される。底面は平坦で極めて堅く締まり、底面中央から南側壁面にか

けて、厚さlcm以下の赤褐色焼土が不整に広がっている。以上により、本遺構は炭窯であると判断した。遺

物は炭化材のみで、RC7を鑑定した結果、クリであることが半Jっ た。

S N16焼土遺構 (第36図 )

D区赤17区北側の尾根頂部緩斜面、ⅥC-16gグ リッドに位置する。本遺構はS153検出時に同時に検出

したもので、 S153埋没後に行った行為による被熱痕跡と思われる。不整な明褐色焼土の広が りで、規模は

約40× 15cmを測る。厚さは約 3cmで堅く締まる。明褐色焼土の周囲は褐色に変色 しており、被熱が及んだ

ものと考えられる。遺物は出土しなかった。

S N17焼土遺構 (第36図 )

D区赤17区北側の尾根頂部緩斜面、ⅥC-16fグ リッドに位置する。本遺構はS154検出時に同時に検出

したもので、 S153埋没後の被熱痕跡であると思われる。本遺構の状況は斜面上方に位置するS N16と 類似

A

鶴
EEll

B

SN20
1 10YR5/8(黄褐)し まり欠、粘性やや有
2.25Y5/4(黄 褐)し まり有、粘性やや有
3.25Y7/6(明黄掲)し まり欠、粘性無
4.25Y4/4(オ リーブ褐)し まり有、粘性欠
5 25Yプ 3(暗 オリープ褐)しまり有、粘性やや有
6.10YR3/4(暗褐)しまり有、粘性やや有
7.ЮYR4れ (褐)し まり有、粘性やや有、

焼土プロック少量
8.25Y5/6(黄 褐)しまり有、粘性やや有
9 5YR7/6(橙 )焼土

通 SN17
1 75YRν 6(明褐)焼土

A H_37硫

SNユ 6
1.■5YR5/4(明 褐)焼土
2.■5Y馳/4(褐 )被熟部分

SN19

A H_393m

0         50clll

〇
|

A H=363m

A
―――H=393m

0           1m

SN19
l Ⅳ R7/6(橙)焼土

第36図] SN16・ 17・ 19腎性上遅ユ1毒・ SN20炉ヨ
i亦
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しており、何 らかの関連性が考えられる。不整な明褐色焼土の広がりが 3ケ 所に点在 しており、規模はそれ

ぞれ、約35× 25cm、 約25× 20cm、 約12× 7cmである。厚さは 3～ 7c皿程で極めて堅 く締まる。遺物は出

土しなかった。

S N19焼土遺構 (第36図 )

D区緑11区谷底の緩斜面最奥部、ⅥC-15hグ リッドに位置し、検出面はⅣ層である。不整な橙色焼上の

広が りで、規模は約35× 10cm、 厚さは約 2～ 4cmで堅く締まる。遺物は出土しなかった。

S N20炉跡 (第36図、写真図版25)

D区赤17区北allの 尾根頂部緩斜面、ⅥC-16hグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。検出時、斜

面下方の北側に焼土を確認したため焼土遺構と考えたが、精査の結果、掘 り込みをもつことから炉跡と判断

した。また傾斜により自然削平されているため、斜面下方の北側は遺存 しない。平面形は崩落により歪な円

形であるが、底部は楕円形を呈する。規模は開口部径約65cm、 底部は約50× 40cmが遺存する。壁は遺存す

る斜面上方の南側では外傾 して緩やかに立ち上が り、深さは約35cmを測る。埋土は 8層 に細分される。底

面はほぼ平坦で、遺構北側には厚さ lcm程度の三日月形をした橙色焼土がある。遺存する焼土の形状から

も、自然崩落によりその大半を消失したことが推測される。遺物は出土しなかった。 (小林 )

③赤18～22区

赤18区 は尾根先端部の赤 15。 16区 の南側に続 く部分で、標高50～ 56m地点であ り、平坦部のない尾根筋で

構成され、上 りながら赤20区 に続 く。赤18区の中央部には一段下がった部分から北側に延びる枝尾根がある

(赤 17区 )。 赤20区 は赤18区から南に急傾斜を上る地点から始まる。上 りきった標高60mほ どの小さい尾根の

頂部周辺と、続 く南に緩やかに下る狭い尾根からなる。尾根頂部から南におよそ 7mに わたって尾根幅 5～

6mの平坦部があり遺構が集中する。尾根頂部からは北方向に一段下ったところから弓状に延びる枝尾根を

もつ。この枝尾根部分が赤19区であるが今回の調査で遺構は検出されず、本文記載からは一応除外する。赤

21区 は赤20区 の南下する尾根部分と連続し、急勾配の上 りに転 じる地点から始まる。急勾配を上 りきった部

分から緩やかに南方に10mほ ど上る尾根幅およそ 7～ 8m、 標高約70～ 75mの】ヒ側平坦部が広がる。さらに

幅を狭めながらおよそ10mほ ど緩斜面が続 き (中央緩斜面)、 再び南方向に10～ 12m尾根幅およそ 6～ 7m、

標高約80m前後の南側平坦部を形成する。平坦部はここで終わり、南西側にやや広い斜面をもち尾根は再び

幅を狭め南に上 りつめた所で赤22区 となる。赤21区は平面的には大きく北側平坦部。中央緩斜面。南側平坦

部。南西斜面の 4区分することができる。赤22区は前述のV字の尾根の要の部分にあたる。本年度調査区の

最南端にあたり、標高も86m前後を測 リー番高い地区である。尾根頂部は尾根幅およそ 6～ 7m、 南北方向

に 8～10mの平坦面となってお り、続 く北方向にはV宇形のもう一方の尾根が延びる (F区 )。

遺構は竪穴住居弥・竪穴状遺構・炭窯・土坑・鉄生産関連炉跡 。焼土・溝跡などがあり、平坦部を中心に

遺構が集中している。赤18区 は平坦部が無いためか遺構は少なく、赤20区 に近い南側東斜面上の災窯 1基の

みの検出である。赤20区 は平坦部分に遺構が集中し竪穴住居跡 2棟、それに重複する炭窯 5基、独立した炭

窯 1基、焼土遺構が 1基検出された。赤21区は前述の北側、南側の両平坦部を中心に遺構が集中する。北側

平坦部には竪穴住居跡 3棟、炉跡 1基、土坑 1基、南側平坦部には竪穴住居跡 2棟、炭窯 1基、炉跡 1基、

土坑 1基、中央緩斜面部には竪穴住居跡 1棟、竪穴状遺構 2棟、炭窯 1基、炉跡 1基、土坑 1基、焼土遺構

2基、南側平坦部に続 く南西斜面には竪穴住居跡 2棟、炭窯 1基、炉跡 1基、土坑 1基が検出された。赤22

区は頂部の平坦地と続 く斜面部分の東側に竪穴住居跡がそれぞれ 1棟検出されているが、平坦部の竪穴住居

跡からは、住居を切る形で炭窯と鉄生産関連炉跡が検出された。各区にみられる平坦部には必ず竪穴住居が
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建てられてお り、居住空間として尾根部の条件の良い平坦部から住居を建てていったものと考えられる。成

窯も平坦部に立地するものは規模が大きく竪穴住居の埋まりきる前の窪み等を利用 して何度も造 り替えられ

た形跡がある。焼土は住居から遠 くない緩やかな斜面にみられ、掘 り込みを持つ炉跡も同様にみられる。な

んらかの屋外作業を想像させる配置である。 (赤石 )

S125竪穴住居跡、S W45A～ D炭窯 (第 37・ 38図、遺物図版 7・ 81・ 117、 写真図版26・ 215。 271・ 300)

D区赤20区中央の尾根頂部、ⅦD-6b・ 6cグリッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。検出時の状況

から、当初は竪穴住居跡とその北側の崩落部分と思われたが、精査を進めるうちに住居の北側壁部分から重

複する4基の炭窯 (S W45A～ D)が連続 して検出された。これらの新旧関係は、 S125がいずれの炭窯よ

りも旧く、また4基の炭窯については、平面形及び断面観察の結果から、 (旧)S125→ S W45CoS W45D
→ S W45B→ S W45A(新 )であることが判った。これらの炭窯は一度遺棄された竪穴住居跡の窪みを幾度

か再利用 した一つの典型であるといえる。以下、新 しい遺構の順に追って詳細を説明する。

S W45Aの 平面形はS125の精査を進める中で壁の一部を掘 り拡げてしまい不明になった部分があるた

め、西半分が長方形、東半分が精円形を表わすやや変則的な形状となってしまった。規模は開口部約400×

120cm前後 と推測され、底部約370× 90cmを測る。長軸方向は北東―南西にあり、 S125の 北壁 とほぼ平行

する。壁は外傾 して立ち上が り、壁高は北壁で約40cm、 南壁で約15cmで ある。埋土は褐色土が主体の5層

で全体的に炭化物粒を含み、最下層には炭化物層がみられる自然堆積である。炭化物の一部は南側に流出し

ている。底面はやや凹凸がみられ、中央からやや東よりの部分に火熱により赤色変化 した厚さ3～5mm程度

の焼上が認められた。遺物は出土せず、炭化物は分析の結果クリと共にナラも確認された。

S W45Bは 、当初はS W45Aの 一部との認識で精査を行ったが、底面及び断面の状況から別遺構 と判断

した。平面形は南側部分を中心にかなりの部分が S W45Aに 切られているため全容は不明ではあるが、残存

部分から長方形を呈すると推測される。規模は開口部約350× 110cm前後、底部で約320× 100cm前後 と推定

され、長軸方向は北東―南西にあり、 S125の北壁とほぼ平行する。北側の壁はほぼ垂直に立ち上が り壁高

は約30cmを測る。残存部分の東壁はやや外傾 して立ち上が り、壁高は約20cmを 測る。埋土は砂混 じりの褐

色土が主外の 8層で、最下層には戊化物が点在する自然堆積である。底面はほぼ平坦で堅く締まり、数度の

クリーエングで消える程度の極めて弱 く火熱変化 した焼土が部分的に確認された。遺物は出土せず、炭化物

は分析の結果クリと判明した。

S W45Cは 、 S W45A及びBの精査終了後にこれらの直下で検出された。調査員の指示不足により、西

壁の一部を誤って掘 り下げてしまい不明となった部分があるが、平面形は長楕円形を呈し、規模は開口部約

310× 140cm前後、底部約280× 120cm前後と推測される。長軸方向は北東―南西でS125の 北壁 とほぼ平行

する。残存する壁はやや外傾 して立ち上が り、北壁で約30cm、 南壁で40cm、 東壁で約20cmを 測る。埋土

は褐色土系で12層 に細分される自然堆積で、全層に炭化物粒が含まれており、最下層は災化物層である。底

面はS125側に幾分傾斜 しており、明確な焼土は認められなかった。出土遺物はなく、汎化物は分析の結果

クリと判明した。

S W45Dは 、 S W45B検出時ではこれの壁の崩落部分 と思われたが、掘 り上が りの形状及び床面の状況

から別遺構 と判断した。平面形・規模及び埋土については北山側の壁 と底面の一部がわずかに残っているだ

けであり大半が不明である。北壁は外傾して立ち上が り、約30cmを測る。床面は平坦で上面にわずかに炭

化物が見られたが焼土は認められなかった。以上の状況からだけでは本遺構を炭窯と断定しにくいが、この

地点は繰 り返し災窯の形成・廃棄が行われてお り、立地面からも炭窯とするのが妥当と思われる。出土遺物
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はなかった。

S i25は 、北壁が前述の通 り重複する炭窯群に切られているため大半が消失しているが、遺存する部分

での平面形はおよそ隅丸方形を呈し、規模は北側壁長で約4.lm、 南側壁長で約3.8m、 東側壁長で約3.9m、

西側壁長で約3.8mを 測る。主軸方位はN-33° 一Wで、床面積は12.8だ である。壁はやや外傾して立ち上が

り東壁上位は崩落のため更に開く。壁高は東壁が約70cm、 西壁が約50cm、 南壁が約50cm、 北壁は残存す

る部分で約10cmを 測る。埋土は14層 に細分され、埋土上位の黒褐色土系 と下位の褐色土系、壁際のマサ土

の崩落土に大別できる。北側中位の黄褐色土には炭化物粒が混じり、重複する炭窯の木災を掻き出したもの

と考えられる。北側の数度にわたる炭窯の構築に関わる部分は人為的に堆積 していると思われるが、その他

の部分は自然堆積である。床面は平坦で堅く、貼床は南側と西側の壁際沿いにU字状に施されている。床面

施設としては柱穴ピット4基が検出され、そのうち 3基は配置 。規模から主柱穴と思われる。またカマ ド西

側に隣接する形で土坑1基 (Kl)が検出された。土坑の規模は開口部約85× 70cm、 底部約50× 40cm、 深

さ約10cmを 測 り皿状である。この土坑はS125の 北壁の一部を切ってお り、位置的にS125に 伴う施設と

は限定しがたい点は残る。

カマ ドは北壁の中央からやや西に寄った位置に付設されているが、カマ ド本体上部が S W45Cに より削平

を受けており遺存状態は良くない。遺存部分の西側袖では芯材として使用されたと思われる土器片が確認さ

れ、東側袖では芯材の抜き取 り痕が確認された。燃焼部には直径50cmほ どの不整な円形で、厚さ3～ 4cm

の橙色焼土が広がる。焼土の中央部には支脚に使用されたと思われる長さ20cmほ どの細長い角石が食い込

むように埋まっていた。煙道と煙出も同様に削平を受けて共に上部が消失している。煙道は割 り貫き式であ

り、長さ約120cmである。勾配はほとんどない。煙出部は残存部分で径約30cm、 深さは約100cmでほぼ垂

直に掘 り込まれていた。

遺物は須恵器の体部片が埋土上層から1点 (51)、 土師器の奏形土器はカマ ド芯材としていたRPlが接合 し

て 1点 (50)と 破片が小袋で 1袋、郭形土器片 2点、筒状鉄製品が埋土下層から1点 (11)、 鉄滓が埋土中か

ら少量出土している。

S126竪穴住居跡、S W44炭窯 (第39図、遺物図版 7・ 117、 写真図版27・ 2167。 300)

D区赤20区 中央の尾根頂部、ⅦD-7c'7dグリッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。検出時におい

て、竪穴住居跡と思われるプランと、その北側に重複する土坑もしくは炭窯との推測のもとに精査を進めた。

結果、多量の炭化物が出土する状況から、 S126が埋まりきる前の窪みを利用して作られた炭窯であること

が判った。よって新旧関係は、(旧 )S126→ S W44(新 )と なる。

S126の 平面形は隅丸方形を呈し、規模は北壁長が約3.2m、 東・西 。南の壁長が2.8m前後である。主軸

方位はN-22° ―Wで、床面積は7.3� である。壁はやや外傾 して立ち上が り、壁高は東壁及び南壁が約

40cm、 西壁が約50cm、 残存する北壁は約25cmを測る。埋土は14層 に細分され、上位中央部を中心とした

黒褐色土系と下位の褐色土系及び壁際のマサ上の崩落土に大別できる。褐色土層には炭化物粒が混 じり、重

複するS W44の木炭を掻き出したものと考えられる。炭窯に関わる層には人為堆積とみるべき部分もあるが

全体としては自然堆積といえる。床面は平坦で堅く、貼床は南側部分に施されている。中央部の東壁寄 り部

分には楕円状で径40～50cm程度のグライ化 した部分があり、長期にわたり重量のあるものが置かれていた

可能性がある。床面施設としては柱穴が南側の隅に 2基、北側は壁の外側に 2基検出され、配置・規模から

主柱穴と思われる。

カマ ドは北壁の中央部からやや東に付設されている。本体部の遺存状態は良くなく、構築土は主に東側に
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第37図 S125竪穴住居跡 (1)・ SW45A～ D炭窯
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SW45A
l 10YRプ 4(暗褐)し まり有、粘性無、炭化物微量
2.10YR3/3(暗褐)し まりやや有、粘性無
3 10YR4/2(灰黄掲)しまりやや有、粘性無
4.10YR4/1(褐灰)し まりやや有、粘性無、炭化物中量
5 10YR4/4(褐)しまりやや有、粘性無、炭化物少量
6.10YR2/1(黒)炭化物層

S眼壁SB
7.10YR4/4(褐)し まり有、粘性無、にぶい黄橙色土プロック混入
8 10YR7/4(にぶい黄橙)し まりやや有、粘性無、壁の崩落土
9.10YR7/4(1こ ぶい責橙)し まりやや有、粘性無、炭イ

`物

少量
10.10YR6/4(に ぶい黄橙)しまりやや有、粘性無、炭化物ブロック混入
■.25Y7/3(浅 黄)しまり欠、粘性無、壁の癖落土

12 10YR5/4(|こ ぶい黄褐)しまりやや有、粘性無、炭化物中量
13.10YR4/4(掲 )し まり有、粘性無
14 10YR5/3(に ぶい責褐)しまり有、粘性無、炭化物多量

SW45C
15.10YR3れ (暗褐)し まりやや有、粘性無、炭化物少量
16.10YR5/3(に ぶい黄褐)しまりやや有、粘性無、炭化物少量

17.10YRプ 2(黒褐)しまりやや有、粘性無、炭化物少量
18.10YRν 2(黒褐)し まりやや有、粘性無
19 ユOYR3/2(黒 褐)しまりやや有、粘性無、炭rヒ物少量
20 10YR4/4(褐 )し まりやや有、粘性無、炭化物少量、灰自色土混入
21.10YR5/4(に ぶい黄褐)しまりやや有、粘性無、炭化物少量
22.10YR5/2(灰 黄掲)し まり有、粘性無、炭化物少量
23.IllYR6/2(灰 黄褐)しまり有、粘性無、炭化物少量
24.10YR2/1(黒 )し まり有、粘性無、炭化物多量
25.10YR17/1(黒 )炭化物層
26.25Y8/2(灰自)しまり有、粘性無、マサ土

S125
27.10YR4/49島 )し まりやや有、粘性無、炭化物少量、灰白色土混入
28.10YR6/1(褐 灰)し まり有、粘性無、炭化物少量
29.10YR7/1仮自)し まりやや有、粘性無、炭化物・マサ土少量
30.10YR3/2(黒 褐)し まりやや有、粘性無
31.10YR5/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無
32 10YR7/4(に ぶい責橙)し まりやや有、粘性無、炭化物少量

33 10YR6/3(1こ ぶい黄橙)し まりやや有、粘性無
34.10YR8/3(浅 黄橙)し まりやや有、粘性無
35 10YR2/1(黒 )し まりやや有、粘性無
36.10YR8/3(浅 黄橙)し まり有、粘性無、壁の崩落土

37 ■5YR8/3(浅 黄橙)砂混シル ト しまり有、粘性無、壁の崩落土

38.10YR6/3(に ぶい黄橙)しまりやや有、粘性有
39.10YR7/3(に ぶい黄橙)し まりやや有、粘性無
40.10YR7/3(に ぶい黄橙)しまりやや有、粘性無、マサ土多量
41.10YR7/4(に ぶい黄橙)しまりやや有、粘性無
42.10YR7/3(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無、貼床

S125カ マ ド
1 10YR6/6(明 黄褐)し まり有、粘性やや有、炭化物微量
2.10YR7/3(に ぶい黄橙)し まりやや有、粘性無
3.10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり欠、粘性無
4.10YR4/2t灰黄褐)し まり有、粘性無、炭化物少量
5,10YR6/4(にぶい黄橙)し まりやや有、粘性無、壁の崩落
6.10YR6/3(に ぶい黄種)し まりやや有、粘性無
7.10YR″4(にぶい黄橙)し まりやや有、粘性無
8 10YR6/8(明黄褐)し まり有、粘性やや有
9 10Y釉74(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無
10.10YR7/4(に ぶい責橙)し まり有、粘性無

焼土ブロック混入
11.10YR6/3(に ぶい黄橙)し まりやや有、粘性無
12.10YR7/3(に ぶい黄橙)し まりやや有、粘性無、

袖石の抜き取 り痕
13.10YR5/3(に ぶい黄褐)し まり極めて有、粘性やや有、

袖 支脚構築土
14 5YR7/4(に ぶい橙)燃焼部焼土

S125カマド
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第38図  S125竪 穴住居跡 (2)
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SW44
1 10YR4れ (褐)し まり有、粘性無
2 75YR5/3(に がい褐)し まり有、粘性無、

炭化物少量
3 10YR72(灰黄褐)しまり有、粘性無、

壁の崩落土
4 75YR3/2(黒褐)し まりやや有、粘性無、

炭化物少量
5 10YR3/1(黒 褐)し まり有、粘性無、炭化物少量
6 75YR6/3(に ぶい掲)しまりやや有、粘性無、

炭化物少量
7 10YR7れ (に ぶい黄橙)し まりやや有、粘性無、

炭化物少量
3 10Y影/1(黒)し まり有、粘性無、炭化物多量
9.10YR171/1(黒 )炭化物層
10 5YR7れ (に ぶい橙)弱い焼土

S126
11,10YR2/1(黒 )し まり有、粘性無
12 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無
13 10YR5/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、

マサ土多量混入
14 10YR3/4(暗 褐)し まりやや有、粘性無
15.10YR4//3(1こ ぶい黄褐)しまりやや有、粘性無
16 10YRツ 6(黄掲)し まり有、粘性無
17 10YR4/2(灰 黄褐)し まり有、粘性無、炭化物少量
18 10YR5/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無
19 10YR4ル (灰黄褐)しまり有、粘性無
20 10YR5れ (に ぶい黄掲)し まり有、粘性無
21 10YRν 4(暗掲)し まりやや有、粘性無
22 10YRν 4(1こ ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無
23.10YRン 4(1こ ぶい黄橙)し まりやや有、粘性無
24.10YR5/4(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無
25,10YR7/6(明 黄褐)し まり極めて有、粘性無、貼床

A
―――H‐628m

SW44

E

B
15    ~~―――

S126カ マ ド
1 25Y7/3(浅黄)粘性無
2 10YR7/3(にぶい黄橙)しまり有、粘性無
3 10YR73(に がい黄橙)し まり有、粘性無
4 10YRツ4(1こぶい黄褐)し まり有、粘性無
5 10YR4/4(褐)し まり有、粘性無
6 10YR5/3(にぶい黄褐)し まり有、粘性無
7 10YR5/6(黄褐)し まり有、粘性無、カマ ド上部の崩落土
8 10YR6/3(にぶい黄橙)し まり有、粘性無
9.5YR6/6(橙 )し まり有、粘性無、カマ ド上部の崩落土
10 10YR6/4(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無
11 10YR5/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無
12 25Y7/4(浅黄)し まりやや有、粘性無

黄褐色土少量、 しまり
13.25Y6/8(明 黄褐)し まり有、粘性無、神石の裏込土
14 75Y時 /6(明褐)しまり極めて有、粘性無、袖構築土
15 5YM/6(赤褐)燃焼部焼土

S126カマド

0             50cm

―

第39図 S126竪穴住居跡 。SW44炭窯
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崩れ落ちている。燃焼部の東西に抜き取 り痕がみられ、カマ ド本体は芯材として石あるいは土器を使用しつ

つ明褐色土で構成されていたものと考えられる。燃焼部は径40cm程度の円形で皿状の窪みをもち、同範囲

に厚さ 5cmほ どの赤褐色焼土が広がる。煙出し穴と煙道が S W44の 削平を受け共に上部が消失している。

煙道は長さ100cmを 測 り、断面の観察から掘 り込み式であると思われる。煙道底面の勾配はほとんどなく、

幅20cmほ どの間隔で煙出し部へと掘 り込まれている。

遺物は、土師器の甕形土器がカマ ド付近の埋上下層から出土のRP3が接合 した 2点 (52・ 53)、 破片が約十

数点出上した。この他鉄製品として、釘 (12)、 角棒状鉄製品 (13)、 釘状鉄製品、板状鉄製品が下層の褐色土

中から出土している。

S W44の平面形は長方形を呈し、規模は開口部約340× 140cm、 底部約320× 100cmを測る。長軸方向は東

北東一西南西にあり、 S126の 北壁とほぼ平行する。壁は外傾して立ち上が り、壁高は北壁が約14cm、 南

壁が約10cm、 西壁が約16cm、 東壁で約 6cmである。埋土は 9層で褐色土を主体とし、底面近 くの埋土に

は炭化物粒を含む。最下層にはほぼ全面に炭化物層が広が り、南側に厚い堆積をみせる。底面は平坦で中央

部に東西を横切るように、火熱により橙色変化をした厚さ数mm～ 2cm程の焼土が認められた。

出土遺物はなく、炭化物は分析の結果クリと判明した。 (赤石)

S i30A・ B竪穴住居跡 (第40・ 41図、遺物図版 8・ 81・ 117、 写真図版28。 216。 271。 300)

D区赤21区の北側平坦部、ⅦD-131グ リッドを中心にⅦD-121・ 13k'13m。 141グ リッドに跨って位

置する。検出面はⅣ～V層である。本遺構にはカマ ドが 3基遺存 しており、東壁南側に位置するものをカマ

ドA、 その北側に並行して位置するものをカマ ドB、 北壁に位置するものをカマ ドCと した。 3基のカマ ド

の詳細については後述するが、住居の構築期が拡幅等により2期以上に渡る可能性が考えられることから、

S130A・ Bと した。またカマ ドA煙道・煙出部にはS N27が重複しており、カマ ドAを切って残存している。

遺存する平面形は隅丸方形を呈し、規模は壁長一辺が約5.5mを測る。それぞれの主軸方位はカマ ドA・ Bが

E-19° 一N、 カマ ドCが N-17° 一Wで、床面積は28.4だである。壁は鋭角的に立ち上がり、壁高は南壁

で約90cm、 北。東・西壁で約45cmを 測る。埋土は10層 に細分されるが、基本的にはレンズ状を成す自然堆積

と思われ、上～中位に黒褐色土、下位に明黄褐色土、壁際に黄褐～明黄褐色土と大別できる。また、カマ ド

A南側には約160× 50～ 80cmの不整な広が りをした赤褐色焼土が3～5cm程堆積 していたが、ブロック状を

成すことから廃棄されたものと思われる。床面は平坦で堅く締まり、北東壁沿いにL字型に貼床が施されて

いる。柱穴・床面施設等は検出されなかった。

カマ ドは前述の通 りに 3基遺存している。カマ ドAは東壁のほぼ中央に位置し、本体部のほとんどは遺存

せず、燃焼部のみ確認できる。燃焼部は径35cmの円形で皿状に窪んでおり、約65× 55cmの不整形をした厚

さ5～ 7cm程の明赤褐色焼土が広がる。煙道・煙出部にはS N27が重複しており、またその精査の際に調査

員の認識不足により掘 り過ぎてしまった為、残存状況は不良である。残存部から、煙道は割 り貫き式で、奥

行約170cm、 径25cmと 推定される。先端に向かってやや南方向に曲がり、下 り勾配である。煙出は径35cm

と推定され、深さは約70cmで垂直に掘 り込まれている。カマ ドBは東壁の中央からやや北側に位置し、本

体部は遺存 しない。煙道・煙出部は木根による攪乱が著しく、それにより全容を把握できずに掘 り切ってし

まったため、埋土等の詳細は不明である。煙道は到 り貫き式で、残存する奥行は約110cm、 径は約30cmを

測 り、勾配はやや下 り勾配である。煙出は径約30cmの円形で、深さ30cmに垂直に掘 り込まれている。カマ

ドCは北壁のほぼ中央に位置し、本体部は遺存 しない。煙道は奥行約135cm、 径約25cmの判 り貫き式であ

る。先端に向かって下 り勾配で、煙道壁天丼部は被熱により赤褐色を帯びており、その厚さは lcm程度で
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S130A・ B

カマドB

く

01

―全一H=717m

―Q― H=71lm

S130A・ B
l.10YR3/2(黒 褐)しまりやや有、粘性無、木根多い
2.10YR2/2(黒褐)し まり。粘性やや有
3.10YR2/2(黒褐)し まり,粘性やや有、炭化物微量混入
4.10YR4/4(褐 )し まり有、粘性無
5,10YR5/8(黄 褐)し まり。粘性やや有
6.10YR6/8(明 黄褐)しまり有、粘性やや有
7 10YR6/8(明 黄褐)しまり極めて有、粘性やや有、マサ土混入
8.10YR6/6(明黄褐)しまり有、粘性やや有
9,10YR5/8(黄橙)し まり。粘性有
10.10YR5/6(責 褐)しまり 粘性有、焼土粒混入
11.10YR6/8(明 黄褐)し まり。粘性極めて有、貼床
ユ2.10YR6/6(明 黄褐)しまり。粘性極めて有、貼床
13.10YR5/6(黄 褐)しまり・粘性有、貼床

ユI

0                2m

トレンチ

第40図 Si30A・ B竪穴住居跡 (司 )
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Si30A・ Bカマド
ニ■H=706m

Si30A・ BカマドB
≦とH‐708m

「

ー
―

Si30A・ BカマドC
e H‐707m

0             50cm

第41図  Si30A・ B竪穴住居跡(2)

ある。煙出は径約25cm、 深さ約55cmを 測 り、垂直に掘 り込まれている。以上の 3基のカマ ドの状況から、

燃焼部が遺存しているカマ ドAはカマ ドBoCよ りも新しいと思われ、現存するS130Aに伴う。また、各

カマ ド煙道の長さを比較してみると、カマ ドB煙道は他 2基よりも際立って短 く、 S130A構築時の拡幅に

起因する可能性がある。よって、カマ ドBは S130B期 に伴うものと思われる。カマ ドCについては様々な

可能性が考えられるが、 S130Aに付随するカマ ドAへの造 り替え以前のものと考えられ、S130Aに 伴う

と思われる。よって新旧関係は、(旧 )カ マ ドB→カマ ドC→カマ ドA(新 )と 推測される。

遺物は、土師器が総数で小袋で 2袋程出土している。その内ある程度復元できたものは甕形土器の 2点が

あり、RP2・ 4・ 5が接合 した (54)、 RP3と 埋土下位出上の破片が接合した (55)がある。また埋土中出土の郭

形土器 4片が S131出土のものと接合 (59)し た。この他、須恵器の奏形土器片RP l(56)、 砥石 Sl(28)、

刀子 1点 (14)がそれぞれ床面より出土している。

S i31竪穴住居跡 (第42・ 43図、遺物図版 8・ 60・ 81・ 117、 写真図版29・ 216・ 249・ 271・ 300)

D区赤21区北側の平坦部、ⅦD-13m・ 13n。 14m・ 14nグ リッドに跨って位置 し、検出面はV層及びⅥ層

上面である。本遺構は南西隅の精査過程で検出したS Klllと 重複しており、残存する S KllJヒ西壁の状態

が本遺構を切っていることから、本遺構の方が旧いと思われる。平面形は隅九方形を呈 し、規模は一辺約

5.4mを測る。主軸方位はW-18° 一S、 床面積は25.4どである。壁は鋭角的に外傾 して立ち上が り、壁高は

斜面上方の南・西両壁で約70cm、 斜面下方の北。東両壁で約35～ 40cmを 測る。埋土はレンズ状の自然堆積で

10層 に細分されるが、上位に黒褐色土、下位に褐色土、壁際に黄褐色上の 3層に大別できる。床面は平坦で

堅く締まり、北・西壁に沿ってL字型に貼床が施されている。また床面施設として北東隅に土坑 (Kl)を検

S130A・ Bカ マ ドA
l 10YR4/4(褐)し まり 粘性やや有、焼土塊
2 75YR76(褐 )し まり 粘性有、

黄褐色土ブロック・焼土塊・炭化物混入

3 5YR5/8(明 赤褐)し まりやや有、粘性無、廃葉焼土

4 10YR3/3(暗褐)し まりやや有、粘性有、焼土塊含む

5 10YR5/8(黄褐)し まり極めて有、粘性有、

焼土粒 炭化物含む

6 5YR7/8(橙 )し まり極めて有、粘性無、

崩落天丼部焼土

7 5YR5/8(明 赤褐)燃焼部焼土

S130A・ Bカ マ ドC
ユ 10YR6/6(明黄褐)し ま りやや有、粘性極めて有
2 10YR5/6(黄褐)し ま りやや有、粘性極めて有
3 10YR4/4(褐)し まりやや有、粘性有、焼土粒少量
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S131
1.10YR2/2(黒褐)し まり・粘性やや有
2.10YR3/2(黒褐)し まり,粘性やや有
3.10YR3浴 (暗褐)し まりやや有、粘性無
4 10YR3/4(暗褐)し まり'粘性やや有
5,10YR2/3(黒褐)しまりやや有、粘性無、
6.10YR4/4(褐)し まり。粘性やや有
7 10YR6/6(明黄掲)しまり'粘性やや有
8.10YR4/6(褐)し まり・粘性やや有
9 10YR4/6(褐)し まり,粘性やや有

にがい黄橙色プロック混入
10 10YR5/6(黄 褐)し まり有、粘性やや有
11 10YR5/8(黄 褐)しまり・粘性有、壁の崩落土
12.10YR6/8(明 黄褐)しまり有、粘性やや有、貼床

Si31 Kl

aH‐
715コ

0           1m

第42図  Si31竪穴住居跡 (1)

A  H=727m
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Si31カ マド
 ぃ

|

Ы 31カ マ ド
1,10YRν 6(明黄褐)し まり有、粘性やや有

2 10YR5洛 (黄褐)し まり有、粘性やや有

3 10YR5/6(黄 褐)しまり 粘性やや有、炭化物少量

4 10YR5/6(黄 褐)しまりやや有、粘性有

5 10YR6/8(明 黄褐)し まり 粘性有

6 10YRν 6(明黄褐)しまりやや有、粘性有

7 10YRν 6(黄褐)し まり 粘性有

8 10YR6/8(明 黄褐)しまり有、粘性やや有、

全体に焼土粒 を少量
9 10YR5/8(黄 褐)しまり欠、粘性やや有
10 75YR6お (橙)し まり欠、粘性欠、

天丼部の崩落焼土塊
11 10YR6ん (明黄褐)し まり 粘性有

12 10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり有、粘性やや有

13 10YR7/6(明 貢褐)し まり欠、粘性無、マサ土

14 10YRツ 6(黄褐)しまり ,粘性やや有、焼土粒

15.10YRジ 6(黄褐)し まり 粘性有、焼土粒

16 75YR5お (明褐)しまり有、粘性やや有
17 10YR5/8(黄 褐)しまり有、粘性やや有

全体に焼土粒～塊含む

18 10YR5/4(に がい黄褐)し まり 粘性やや有

19 10YR6/8(明 黄褐)しまり 粘性有
20 25Y7ん (明黄褐)し まり欠、粘性無、

煙道都天丼崩落土
21 10YR7お (明黄褐)し まり欠、粘性無
22 75YR5/6(明褐)し まりやや有、粘性欠、

燃焼部か らの被熟
23 75YR6/8(橙)しまり有、粘性無、

天丼内壁の崩落焼土
24.10YRジ 8(黄褐)し まり有、粘性やや有、炭化物少量

25 10YRFD//6(黄 褐)し まり 粘性有、焼土粒中量

26 10YR6/6(明 黄褐)し まり 粘性有、袖部

27 10YR5洛 (黄褐)し まり 粘性有、芯材堀方

28 10YR6/8(明 黄褐)し まり 粘性有、芯材堀方

29 5YR6/8(橙)燃焼部焼土
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＝
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判〇

|

A H=718m

第43図 Si31竪 穴住居跡 (2)

出したが、貼床の精査途中にその存在を確認できたため、埋土の状況等詳細は不明である。平面形は楕円形

で、規模は開口部約125× 105cm、 底部約100× 80cm、 深さは推定50cmである。

カマ ドは遺構西壁の中央に位置する。本体天丼部は崩落しているが、その他の部位は比較的遺存状態が良

い。本体中央には長さ50～ 60cm程の自然石が 2個崩落しており、裏面に被熱痕跡があることから天丼部の

架構に用いられていたものと思われる。袖部は芯材に自然石を使用してお り、天丼部同様その内側は被熱に

より赤褐色に変化 してお り、外側にのみ黄褐色粘土で構築されている。燃焼部は径約45cmの 円形を呈 し、

皿状に窪み、同範囲に厚さ 2～ 4cmの橙色焼土が広がる。また支脚痕は確認されなかったが、右袖部北側

から羽口 (7)が出土しており、支脚として代用していた可能性 も考えられる。煙道は判 り貫き式で長さ約

120cm、 径約25cmを 測る。勾配は先端に向かって下 り、煙出へと続 く。煙出は径約40cmの 円形で、垂直に

掘 り込まれており、深さは約100cmを測る。

遺物は、土師器の甕形土器と郭形土器片が全体で小袋で 1袋程出土しており、埋土下位出土のイ形土器片

が S130出上のものと接合 (59)し た。また床面出土のRP l・ 2が接合し、ほぼ完形に復原 (58)で きた。そ

の他、前述の羽口 (7)、 埋土下位から砥石 1点、カマ ドRMlと して楔状鉄製品 (15)、 床面及び埋土上位か

ら不明鉄製品が出土している。
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S i32竪穴住居跡、SK]21竪穴状遺構 (第44図、遺物図版 8・ 9・ 81、 写真図版30。 216。 271)

D区赤21区 中央緩斜面部の西側斜面、ⅦD-14p・ 14Q・ 15qグ リッドに位置し、Ⅳ層及びV層で検出した。

検出時の状況から、当初は単独の竪穴住居跡 (S132)と 考え精査を開始したが、南東側で重複するS W50

を検出した。その後、掘 り上がりの南側の床面の状態や平面形状の歪さから、再度埋土断面を観察した結果、

S K 121が確認された。よって新旧関係は、(旧 )S132→ S K 121→ S W50(新 )と なる。

S K 121は上述の様な検出状況であったため、残存部分は僅かであるが、推定すると平面形は略円形を

呈すると思われる。規模は開口部径推定3.7m、 底部径推定3.2mで 、床面積は9,2だ と推定される。壁は外傾

して立ち上が り、壁高は斜面上方で約55cm、 斜面下方で約15cmを 測る。埋土は 5層 に細分されるが、基本

的には黄褐～褐色系の自然堆積 と思われる。床面はほぼ平坦で極めて堅 く締まる。本遺構はS132廃絶後、

埋没過程の窪みを利用し構築されたものと思われる。

遺物は、土師器の奏形土器の小破片が埋土上位より約10点 (内 1点 :67)、 砥石が埋土中より1点、鉄滓

が微量出土した。

S i32の 平面形は歪な隅丸長方形を呈 し、規模は南・北壁長が約3.3m、 東・西壁長約 4mを測る。主軸方

位はE-12° 一N、 床面積は11.9だである。壁は外傾して立ち上が り、壁高は北・西両壁で約40cm、 SKI
21と 重複する南・東両壁で約15cmが遺存するが、検出面からの深さは約65cmで ある。埋土はS K 121に切

られているため、 2層のみ残存している。床面は平坦で締まりが堅く、貼床が南側を除いた部分に施されて

いる。床面施設として、遺構中央からやや北西方向に向かった所には、明赤褐色をした地床炉が存在する。

歪な円形を呈 し、規模は径約25cm、 厚さは約 4cmを 測 り、極めて堅 く締まる。周辺の上をサンプリングし

たが、鍛造剥片等は検出されなかった。

カマ ドは遺構東壁の中央からやや南寄 りに位置する。本体部の遺存状態は悪 く、燃焼部のみ確認された。

燃焼部は径約45cmの不整な円形を呈し、厚さ7cm前後の明赤褐色焼土が広がる。煙道は割 り貫き式である

が、遺構東壁を精査する際に掘 り過ぎてしまったため詳細は不明だが、推定される規模は長さ140cm、 径約

35cmで、煙出に向かって下 り勾配となっている。煙出は径43cmの 円形で、深さは約85cmで垂直に掘 り込

まれている。

遺物は、埋土中より須恵器の奏形土器の口縁部片 1点 (61)と 土師器の奏形土器の破片が小袋で 1袋ほど

しか出土しておらず、埋± 2層出土の破片 4点が接合 (60)し た。                1/J、 林)

S i36竪穴住居跡 (第45図、遺物図版 8'81'117、 写真図版31・ 32・ 216・ 271'300)

D区赤21区南側平坦部のⅦD-17sグリッドに位置し、検出面はV層である。精査を進めるうちに中央部

で災窯 (S W51)が検出された。 S136の埋まりきる前の窪みを利用して造られており、新旧関係はS136
が旧い。平面形は隅丸方形を呈 し、一辺は約 5mである。主軸方位はN-54° 一Eで、床面積は22.4だ であ

る。壁は北東及び南東壁はほぼ直角に立ち上がり、北西及び南西壁はやや外傾して立ち上がる。壁高は南東

壁で約90cm、 北西壁で約20cm、 南西及び北東壁で約60cmを測る。埋土は褐色土が主体の 4層で自然堆積

である。床面は平坦で堅く締まる。貼床は谷側北西部と中央部に施されている。床面に住居の構築物と思わ

れる炭化材 と焼土が点在 してお り、この住居は焼失したものと思われる。遺存する炭化材は多 くはないが、

中には主柱に使用されたと思われる径20cm程度の太いもの (RC4)と 梁等に使用されたと思われる径 5～

10cm程度の細いもの (RC7～ 9等)と の区別ができた。またカヤ (RCl― ススキ)の形を留めるものが

あり、屋根を葺いていたものが焼け落ちたと推測される。炭化材の分析の結果、クリとナラが確認されてお

り、住居建築には身近な材料を使用している。また、床面にはピットが 4基みられ、配置・規模から主柱穴
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しまりやや欠、粘性有、
炭化物少量

2.10YR5/6(黄褐)

しまり・粘性有、
焼ELu・ 炭化物少量
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明黄褐色土・炭化物少量

4.10YR5/8(黄褐)

しまり有、粘性極めて有、
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しまり極めて有、粘性有

SB2
6.10YR4/6(褐 )

しまり・粘性有
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8.10YR7/8(黄橙)

しまり有・粘性やや有、

貼床

S132カ マ ド
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しまりやや有、粘性極めて有
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S136
上

鰐 r阜

にぶい醐 しまりやや有、粘性無、

争
脱 競 き

にぶい軸 しまり有、粘性やや有、

4.10YR6/6(明黄褐)し まり・粘性有
5.10YR7/8(黄橙)し まり有、粘性やや有、貼床

S136カ マ ド
1.10YR5/6(黄褐)し まり 粘性有

争器駿 焔デじま9.塩甚を、
・粘性有、角ヒ物微量

明黄褐色土プロック・炭化物含む
4.■5YR5/6(明 褐)し まり有、粘性やや有、

天丼部内壁の崩落焼土
5 5YR5お (明赤褐)燃焼部焼土

S,36カマド

第45図  Si36竪穴住居跡

中 OCm

aH=706m
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であったと思われる。

カマ ドは北東壁の中央付近やや南寄 りに付設されているが、本体部分の遺存状態は悪 く、北側に造 り出し

の袖部分がわずかに残っている程度である。燃焼部には径45～ 50cmの円形で、厚さ 5～ 12cmの 明褐色焼土

が広がる。煙道は判 り貫き式で長さ80cmを測る。奥に向かってやや下 りながら煙出部へと続 く。煙出部は

径約30cm、 深さは約100cmで垂直に掘 り込まれている。煙出部の下部には長さ20～ 30cm、 幅10cmほ どの石

が 2個確認でき、人為的に投げ込まれたと思われる。

遺物は土師器の発形土器と郭形土器があわせて小袋で 2袋ほど出土し、奏形土器が床面出土のRP lと RP

2が接合 した 1点 (63)、 埋土下層から郭形土器が 1点 (62)出土した。石製品は煙出部の下位 (Sl・ 2)か

ら砥石 2点 (32・ 33)、 鉄製品はRMlの板状鉄製品 (18)、 鉄鐸が床面及び埋土中から2点 (16。 17)、 釘が埋

土中から1点、鉄淳が埋土中から少量出土している。

S i37竪穴住居跡 (第46図、写真図版32)

D区赤21区南側平坦部、ⅦD-18s～ 19sグ リッドに位置し、検出面はV層である。南東側が崩落してお

り、その崩落部分と遺構の壁との区別がつかず壁を掘 り拡げてしまい一部不明となってしまった。平面形は

隅丸方形を呈し、規模は北東壁長約3.2m、 北西壁長約3.7mを 測 り、南東壁長約4m、 南西壁長約3.lmと 推測

される。主軸方位はS-49° ―Eで、床面積は9.7∬ である。壁はやや外傾 して立ち上が り、崩落のみられる

南東壁は上部がさらに大きく外傾する。壁高は北東壁で約40cm、 北西壁で約30cm、 南東壁で約120cm、 南

西壁で約60cmを測る。埋土は 9層 に細分されるが、大きくは上位中央部を中心とした黒褐色土とその周囲

にみられる地山からの流れ込みの褐色土に大別され、自然堆積である。床面は平坦で堅く締まる。貼床は谷

側北東部を中心に施されている。住居の東隅に直径約100cmの 円形で、深さ約40cmほ どのす り鉢状の土坑

が 1基みられる。

カマ ドは南東壁のやや西寄 りに付設されているが、本体部分には架構。構築物等は一切残存 しておらず、

燃焼部に焼土を残すのみである。燃焼部は径50cmほ どの不整な円形で明黄褐色の焼土が広がっている。煙

道は判 り貫き式で、長さ110cmを 測 り、勾配はほとんどなく煙出し部へと続 く。煙出し部は径35cm、 深さ

100cmほ どで垂直に掘 り込まれている。

遺物は、土師器の奏形土器片 1点 と二つに割れた磨石が床面から出土したのみである。

S i38竪穴住居跡、S W56炭窯 (第47図、遺物図版 8・ 81・ 118、 写真図版33・ 216・ 272・ 300)

D区赤21区 の南側馬の背状部の西側斜面、ⅦE-19a～20aグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。

検出時の状況から、当初は単独の竪穴住居跡と考え精査を始めたが、その過程において、北東壁付近で多量

の炭化物を含む層が検出された。埋土断面を観察した結果、 S138の埋没過程の窪みを利用した炭窯 (SW

56)が確認された。よって、新旧関係は (新)S W56→ S138(十日)と なる。

S W56の平面形は楕円形を呈し、規模は開口部約200× 80cm、 底部約180× 70cmを 測る。長軸方向は西北

西一東南東で S138の 東壁とほぼ平行する。壁は山側北壁がほぼ直角に立ち上がり、約10cmを 測るが、南

壁及び東西の壁はなだらかに立ち上がる。埋土は黒褐色土の単層である。底面上には炭化物が認められた。

底面はおおむね平坦で、火熱により底面中央と壁の一部が厚さ 2～ 3mmで弱 く赤色変化している。遺物は

出土せず、炭化物は分析により、クリと判明した。

S i38の平面形は隅丸長方形を呈し、規模は北東・南西壁長が約400cm、 北西・南東壁長が約 3mを測る。

主軸方位はN-35° 一Eで、床面積は10.3だである。壁は北東壁が崩落しているが残存部及び北西、南東壁

はほぼ直角に立ち上が り、南西壁はやや外傾 して立ち上がる。壁高は北西・南東壁が約60cm、 谷側の南西
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SB7
1 10YR3/2(黒 褐)し まり有、粘性やや有、植根多い
2.10YR3/3(暗褐)し まり有、粘性やや有
3 ユOYR4/4(褐 )し まり有、粘性やや有
4.10YR5/8(黄褐)し まり有、粘性極めて有、

にぶい黄褐色土少量
5,lllYR5/6(責 褐)し まりやや有、粘性有
6 10YR6/8(明 黄掲)しまり・粘性やや有、

にぶい黄褐色土ブロック少量
7.10YR5/8(責褐)しまり欠、粘性極めて有、壁の崩落土
8 10YR7/8(黄橙)し まり欠、粘性極めて有、壁の崩落土
9。 10YR8/6(黄橙)しまり有、粘性やや有、貼床

SB7カ マ ド
1,10YR4/6(褐 )しまり・粘性やや有
2.10YR6/8(明 黄褐)しまり。粘性やや有

炭化物微量含む
3.10Y恥/8(黄褐)し まり'粘性やや有
4.■5YR5//8(明赤褐)燃焼部焼土

Si37カマド

第46図  Si37竪 穴住居跡
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SW56
1.10YRプ 3(暗褐)

しまり有、粘性無
2.10Y郎/4(にぶい黄褐)

しまり有、粘性無
3.10YR4/3(に ぶい黄褐)

しまり有、粘性やや有、
炭化物を微量

4 10YR4/4(褐 )

しまり 粘性やや有
5.10YR3/1(黒褐)

しまり有、粘性無、炭化物多量
6.10YR6/4(に ぶい黄橙 )

しまりやや有、粘性無

SB8
7 10YR4/2(灰責褐)

しまり有、粘性やや有
8.10YR5/2(灰黄褐)

しまり有、粘性無、災化物微量
9,10YR6/4(に ぶい黄橙)

しまり有、粘性無、炭化物微量
10.10YR7/6(明 黄褐)

しまり有、粘性無、炭化物微量
11.10YR7/4(に ぶい黄橙 )

しまり有、粘性無、マサ土多量
12.10YR5/6(黄 褐)

しまり有、粘性やや有
13 10YR7/4(に ぶい黄橙)

しまりやや有、粘性無
14 10YR7/6(明 黄褐)

しまり有、粘性無、貼床OI
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1.10YR5/6(責 褐)しまり'粘性やや有
2.10YR6/4(1こ ぶい黄橙)し まり・粘性やや有
3 10YR5浴 (にがい黄褐)しまり・粘性やや有、炭化物徴量
4 10YR6/4(1こ ぶい黄橙)しまり・粘性やや有
5.10YR5/6(黄 褐)し まりやや有、粘性有
6 10YR5/4(に ぶい責褐)しまり・粘性やや有
7.10YR4/6(褐 )しまり有、粘性やや有、炭化物微量
8 5YR7/4(にぶい橙)燃焼部焼土

SB8カ マ ドB
l.10YR5独 (に ぶい黄褐)しまりやや有、粘性無
2 10YR5/3(に ぶい黄褐)しまりやや有、粘性無

第47図 Si38竪穴住居跡・SW56炭窯

S138カ マドA

A H=狩っm

0        50m
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壁が約10cm、 北東壁は残存部で約40cmを 測る。坦土はマサ上の混じる褐色土系で、12層 に細分される自然

堆積である。床面は平坦で堅く、貼床が谷側の南西部分に施されている。床面施設としては、幅 7～ 8cm、

深さ 6～ 7cmの周溝が北東側壁沿いに約350cm巡 っている。また、柱穴と思われるピットが北東壁と南東

壁際にそれぞれ 2基検出された。

カマ ドは北東壁の南寄 りに 2基並んで検出され、構築上が芯材に使われたと思われる 2個の石と共に南東

側に崩れ広がっている。袖等はどちらにもみられないが燃焼部焼土は南側の 1基 (カ マ ドA)にのみ残存し

ている。北側 1基 (カ マ ドB)が南側に比べやや高い位置に付設され、周溝もカマ ドAの煙道入 り日付近で

は途切れていることから、カマ ドAに伴うものであり、カマ ドAは カマ ドBの廃絶後床面を下げて造 り替え

たものと推測される。燃焼部には径40cmほ どの不整な円形で、厚さ 5～ 6cmの橙色焼土が広がる。煙道は

どちらも到 り貫き式で、カマ ドAは下 り勾配で奥行約90cmを測 り、カマ ドBの勾配はほとんど無 く奥行約

80cmを測る。煙出部は両者とも径30cmほ どで垂直に掘 り込まれており、カマ ドAで深さ約120cm、 カマ ド

Bで約90cmを 測る。

遺物は、土師器の甕形土器が小袋で 2袋程出土し、床面から出土のものが接合 (64)し た。この他、敲・磨

石が床面から1点 (34)、 鉄鐸が北西側床面から4点 (19～ 21)、 釘 1点 と鉄津少量がカマ ド付近の埋土から

出土している。なお敲・磨石 (34)は半分に割れた状態で検出されたが、 S144の 埋土中で検出されたもの

と接合 した。

S i39竪穴住居跡 (第48図、遺物図版 9。 118、 写真図版34。 216・ 300)

D区赤21区 の南側馬の背状部の西側斜面、ⅦE-20bグリッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。尾根

の落ち際で検出され斜面下の南西側は崩落により壁は立たない。残存部から平面形は歪な隅丸方形で、規模

は北東壁長が約 3mを測 り、北西壁長が約 2m以上、南東壁長が約2.4m以上、南西壁長が約2.9m前後と推測

される。主軸方位はN-43° 一Eで、床面積は5,8面 である。残存する壁はやや外傾して立ち上がる。壁高は

北東壁が約60cm、 北西壁が約20cm、 南東壁が約30cmを 測る。埋土はマサ土の混じる褐色土系で 4層 に分

けることができる自然堆積であり、各層に戊化物粒を微量に含む。床面はおおむね平坦であるが木根による

凹凸も部分的にみられる。貼床は施されていない。床面施設としては北西側に地床炉と思われる火熱によっ

て生じた径20cm、 厚さlcmほ どの焼土が円形に広がっている。

カマ ドは北東壁の南寄 りに付設されており、構築土が崩れた状態で広がっている。本体の遺存状態は良く

なく、袖の芯材の抜き取 り痕が残る程度である。抜き取 り痕は焼土の外側の東西に10～ 15cmの 円形で、深

さ4～ 5cmで 1カ 所ずつみつかった。燃焼部には径30cmほ どの不整な円形で厚さ 5～ 7cmの橙色焼上が

広がる。煙道は到 り貫き式で、長さは約100cmを測 り、緩やかな下 り勾配を保ち煙出部へと続 く。煙出部は、

径約30cmで垂直に掘 り込まれており、深さ約90cmを 測る。

遺物は土師器の萎形土器が小袋で 3袋ほど出土した。主なものとして、奏形土器はカマ ド付近の床面RP

l・ 2が接合したほぼ完形の 1点 (65)、 埋土上層からの 1点 (66)、 鉄鐸が東側床面から2点 (22・ 23)出上し

ている。

S144竪穴住居跡、S W66炭窯 (第49図、遺物図版81・ 118、 写真図版34・ 272・ 301)

D区赤22区 の尾根頂部の平坦部分、ⅧE-7d～7eグ リッドに位置し、検出面はⅣ層及びV層である。精

査後まもなく中央部分の埋土上層から鉄生産関連炉 (S XW22)が検出された。また南東端の床面付近にお

いて、炭化物の広が りを確認した。この戊化物の下部に微弱な焼土がみられること、またその形態から炭窯

(S W66)と 判断した。両方ともS144の埋没後に構築されたもので、新旧関係は、 (新)S XW22→ S W66
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第48図 Si39竪 穴住居跡

S正39
1.10YR3/3(暗 褐)し まりやや有、粘性無、炭化物微量

争iI子諄劣1にベヤt藝程|しま′軍専霧t範桂難i後イと物綾曇
4.10YR5/8(黄褐)し まりやや有、粘性無

可β
S139

AH=80Bm

S139地床炉
1 75YR4/6(褐)焼土
2 75YR7/4(1こぶい橙)焼土

0      50clll

S139カ マ ド
1.10YR4/4(褐 )し まりやや有、粘性無、マサ土混入
2 10YRν 6(黄褐)しまりやや有、粘性無、マサ土混入

3.10YR5/8(黄 褐)しまりやや有、粘性無、崩落構築土

4 10YR7/4(に ぶい黄橙)し まりやや有、粘性無
5,10YR4/4(褐)しまりやや有、粘性無、災化物少量

6 10YR4/4(褐)しまりやや有、粘性無
7 75YR7/3(1こがい橙)燃焼部焼土
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9    知

Si39カマド
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S144カマド

_空 H=ま比lm

歩器離 騒翻慶イ:盤繰零、
獨色上を蔵に含む

3.10YR4/4鶴 )しまり,粘性有、
暗掘色土を斑に含む

4.10YR5/8(賞褐)しまり・粘性有
う.10YR5/6(責褐)しまり・粘性有(賄床

ｂ
一

S144カ マ ドユ.ユOYR4/11(褐 )しまり・粘性有、決化物微量
争器酸協慶,革幹f蘊藩

嚇量

&】陥 絲 納

第49図 St44竪穴住居跡 。SW66炭窯
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→ S144(旧 )と 考えられる。

S W66は 、上記のような状態での検出であったため、その大半は不明である。平面形は略精円形が推定

され、規模は炭化物混じりの黒色土の広がりが約100× 60cmの範囲で確認された。壁、埋土等は不明で、厚

さ lcm程度の極めて弱 く明赤褐色変化した焼土が認められた。遺物は出土せず、炭化物は分析の結果、ク

リと判明した。

S i44の平面形は隅丸長方形で、規模は北壁景約 5m、 南壁長約5。 lm、 東 。西壁長が約5.4mで ある。主軸

方位はN-3° 一Eで、床面積は264だである。壁は北壁と東壁がやや外傾して立ち上がるが、南壁と西壁は

ほぼ直角に立ち上がる。壁高は北壁が約50cm、 南壁・西壁が約45cm、 東壁が約10cmを 測る。埋土は黒褐色

土系で 5層 の自然堆積である。床面は平坦で堅く締まり、柱穴等は認められなかった。貼床は西側半分から

南壁にかけて施されている。

カマ ドは北壁のほぼ中央に付設されているが、本体の遺存状態は良くない。袖は確認できないが、燃焼部

の周囲には芯材の抜 き取 り痕と思われる径10cmほ どの窪みが 3基ある。またカマ ドに伴うと思われる灰白

色粘土が燃焼部の周囲に3カ 所に径20～30cm程度の塊で検出された。燃焼部には径約50～ 60cmの 略円形で、

厚さ15cmほ どの赤褐色焼上が広がる。なお、この燃焼部焼土は熟残留地磁気測定を行なっている。煙道は

/●HJり 貫き式で、奥行130cmを 測 り、下 り勾配を保ちながら煙出部へと続 く。煙出部は径約30cmで垂直に掘

り込まれており、深さは約80cmである。

遺物は、土器は土師器の破片のみで埋土中から十数点出土している。この他、埋土から敲・磨石 1点 (34)、

鉄製品として、鋤先が南西側床面RMlの 1点 (24)、 鑑が煙道入 り口付近から1点 (25)出 土している。なお、

半分に割れた敲・磨石 (34)は S138の床面出土のものと接合した。               (赤 石)

S i45A・ B竪穴住居跡 (第50図、遺物図版82、 写真図版35。 272)

D区赤22区中央部の東側斜面、ⅧD-8t・ 9tグ リッドに位置し、検出面はⅣ層及びⅥ層上面である。本

遺構にはカマ ドが 2基遺存しており、西壁に位置するものをカマ ドA、 北壁に位置するものをカマ ドBと し

た。詳細については後述するが、それぞれに伴う床面が存在したと推定されることから、カマ ドAに伴うも

のをS145A、 カマ ドBに伴うものをS145Bと判断した。平面形は傾斜により崩落した部分が多いが隅九

略方形を呈し、崩落部を除いた規模は西壁で約3.4m、 東壁で約3m、 南・北両壁で約2.7mを測る。それぞれ

の主軸方位はカマ ドAがW-11° ―S、 カマ ドBが N-1° 一Eで、床面積は6.3∬ である。壁は外傾 して立

ち上が り、壁高は西壁で約120cm、 南・北壁で約70cm、 東壁で約30cmを測る。埋土はレンズ状の自然堆積

で12層 に細分される。床面は平坦で締まりがあり、遺構東側には貼床が施されている。床面施設としては、

遺構北東隅にはKl土坑が掘 り込まれている。S145A貼床を切っていることから、 S145Aに伴う床面施

設と考えられる。開口部の平面形はS145A北壁と接する歪な楕円形を呈すが、底部形は隅丸略方形に近い

形状である。開口部は約85× 70cm、 底部は一辺約50～60cmを 測る。断面形は平底鍋形を呈 し、深さは約

20cmを測る。また、Kl検出面、つまりS145A床面にはSlが存在する。 Slは鉄生産に関わる要石と

思われるが、Slの状況は使用面が下面にあること、Kl埋土・底面及びその周囲のS145A床面からは鉄

生産に関連する状況が乏しいことから、Kl埋没後に廃棄されたもので、本遺構に伴う可能性は低いと思わ

れる。

カマドは前述の 2基が存在する。カマドAは西壁の中央から南側に付設され、本体部のほとんどが遺存せ

ず燃焼部のみ確認できた。燃焼部に窪みは無く、径約30cm、 厚さ約 5cmの不整な円形の橙色焼土が広がる。

煙道は床面から7cm程高い位置にあり、奥行約110cm、 径約30cmの割 り貫き式である。先端に向かって下
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Si45A・ B

A H=838m

Cll
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日
∞
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0                2m

Si45A Kl         b

S145Aカ マドA
CH‐ 346m

S145A Kl
l 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まりやや有

マサ上を多 く含む

S145
1,10YR2/2(黒 褐)しまり 粘性やや有、

黄褐色土粒多量
2.10YR17/1(黒)しまり・粘性やや有
3.10YR3/2(黒褐)し まり 粘性やや有、

廃棄焼土塊・炭化物少量
4.10YR4//4(褐 )しまりやや有、粘性有
5,10YR5/6(黄褐)しまりやや有、粘性有
6.10YR3/3(暗褐)し まり、拙性有
7.10YR7/6(明 黄褐)しまり有、粘性無
8 25Y7/4(浅黄)しまりやや有、粘性無、壁崩落土
9.10YR4/3(に ぶい黄褐)しまりやや有、粘性無
10.10YR5/8(黄 褐)し まりやや有、粘性有、壁崩落土
11.10YR6/6(明 黄褐)しまりやや有、粘性無、壁崩落土

継 無  そ 認聯 脇

ゝ

言観ち単革碧f務樫麟
14 10YR7/3(に ぶい黄橙)し まり'粘性やや有、貼床

fd

第50図 S145A・ B竪穴住居跡

S145BカマドB
e H=器

7m

0             50c血

S145Aカ マ ドA
l.10YR3/3(暗 褐)しまり・粘性やや有、褐色土プロック少量
2.10YR4/4(褐)し まり,粘性やや有
3.10YR6/4(に ぶい黄褐)し まり 粘性やや有
4.10YR4/4(掲)しまり,粘性やや有、炭化物微量
5 75YR6/6(栓 )燃焼部焼土

S145Bカ マ ドB
l 10YR6/4(1こ ぶい責橙)しまりやや有、粘性無、

にぶい黄褐色土プロック少量
2 10YR4/4(褐)しまりやや有、粘性無
3.10YR6/4(に ぶい黄橙)しまりやや有、粘性無、炭化物微量
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り勾配で煙出へと続 く。煙出は径約35cm、 深さ約140～ 180cmで垂直に掘 り込まれている。一方、カマ ドB

は北壁の中央からやや西側に付設され、本体部は遺存 しない。煙道は床面から18cm程高い位置にある到 り

貫き式で、奥行約120cm、 径約30cmを 測 り、勾配はほとんど無い。煙出は径約30cm、 深さ約80cmで垂直に

掘 り込まれ、煙道の途中にぶつかる。以上の両カマ ドの状況から、カマ ドB使用時の床面は現存する床面よ

り高い位置にあり、 S145B床面を掘 り下げて、 S145A及びカマ ドAを構築したものと推測される。

遺物は非常に少量で、埋土中より土師器の奏形土器片 3点 と鉄塊系遺物 1点、床面から前述の要石 1点

(35)が出上したのみである。

SK 127竪穴状遺構 (第51図、写真図版35)

(小林 )

D区赤21区中央緩斜面部の西側斜面、ⅦD-15qグ リッドに位置し、検出面はV層上面である。斜面下の

西側部分が崩落し、精査時には北側一部を掘削したため不明な部分がある。平面形は略方形を呈 し、規模は

残存値で東・西壁長が約2.3m前後、北壁長が1.8m前後、南壁長が1.3m前後で、床面積は7.2だ である。壁は

外傾して立ち上が り、東側で約30cmを南側で約20cmを測る。埋土は褐色土主体の 5層に細分され、ほとん

どの層にわずかながら炭化物粒が含まれる自然堆積である。床面は堅く締まり、東部分は西にわずかに傾斜

し、西部分は平坦である。中央部分に円形で径100cm、 深さ20cm程 度の皿状の掘 り込みがある。掘 り込み

部分の中央床面には廃棄されたと思われる焼土がわずかにみられた。出土遺物はない。 (赤石)

SK127
1,10Y融/4(褐 )し まり有、粘性やや有、

炭化物少量
2.10YR5/6(黄褐)し まり有、粘性やや有、

にぶい黄栓色土プロック混入、炭化物微量
3 10YR5/6(黄掲)し まり有、粘性やや有、

炭化物微量
4 10YR4/6(褐)し まり有、粘性やや有、

炭化物・廃棄焼土徹量
5 10YR7/6(明責褐)し まり有、粘性やや有

A H=747m

o                2m

第51図 SK127竪穴状遺構
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S X W22鉄生産関連炉跡 (第52図、写真図版36)

D区赤22区の南側平坦部、ⅧE-7d・ 8dグ リッドに位置する。本遺構はS144埋没後に構築されてお り、

S144検出面下約 3～ 5cmで検出した。検出時の状況として、鉄塊を含む歪な楕円形状の黒色土と還元色

土が広がることから、鉄生産関連炉跡であると判断した。また、黒色土部分には鉄塊等を含み、掘 り込みを

有する。平面形は精円形を呈し、規模は開口部約30× 20cm、 底部約15× 10cmを 測る。壁は緩やかに立ち上

がる丸底鍋形で、壁高は約 7cmを 測る。埋土は前述の通 り、鉄津・鉄塊を含む黒色土の単層である。底面は

木根による攪乱が著 しいため凹凸がある。底面及び壁面は遠元色に一部変化しているが、調査員の鉄生産関

連炉に関する知識の乏しさにより大半を損なってしまったため、全容は不明である。

遺物は鉄津が微量と鉄塊系遺物の小塊が十数点出上している。 (小林 )

S W43炭窯 (第52図、写真図版36)

D区赤20区の中央、尾根頂部のⅦD-7dグ リッドに位置する。検出面はⅥ層上面である。平面形は楕円

形を呈し、規模は開口部約170× 100cm、 底部約140× 80cmを測る。長軸方向は北北西―南南東にある。壁

は鋭角的に立ち上が り、壁高は北壁で約20cm、 南壁で約10cmを測る。埋土は 3層で黄橙色土を主体 とし、

底面に近い層で炭化物粒の混入がみられる。埋上の最下層にはほぼ全面に炭化物層が広がる。炭化物層は中

央部に 7～ 8cmと 厚 く、壁際に薄い堆積をみせる。底面は平坦で中央部分が火熱により、厚さ数mm赤色変

化しており、炭窯と判断した。出土遺物は無 く、炭化物はクリと鑑定された。

S W46炭窯 (第52図、写真図版36)

D区赤18区の南側東斜面のⅥC-20rグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。平面形は急勾配な立

地のため谷側部分の崩落が著しく全容ははっきりしないが、残存部分の形状から楕円形を呈すると考えられ

る。規模は開口部約180× 50cm以上、底部は約140× 40cm以上と推定される。長軸方位は北西―南東を示 し

等高線に平行する。残存する山側の西壁はほぼ直角に立ち上が り、約20cmを測る。埋土は 4層で褐色土を

主体とし、全体に炭化物粒が混入する自然堆積である。埋上の最下層にはほぼ全面に厚さ 1～ 2cmの炭化

物層が広が り、一部は崩落し斜面下に流れ出ている。底面は平坦で、壁や底面に10cm程度の広が りで厚さ

数mm～ lcm程の火熱により弱 く赤褐色変化 した部分が点在する。以上のことより炭窯と判断した。出土

遺物はなく、炭化物は分析の結果クリと判明した。 (赤石)

S W50炭窯 (第52図、写真図版36)

D区赤21区中央緩斜面部の西側斜面肩日、ⅦD-15pグ リッドに位置する。本遺構はS132・ S K 121の

精査過程で検出したもので、検出面はⅣ層である。実際の重複関係はS K 121と の間にみられ、 S K 121南

東壁上部を壊す形で掘 り込まれている。平面形は円形を呈 し、規模は開口部径約110cm、 底部径約90cmを

測る。断面形は皿状を呈 し、深さは約15cmである。坦土は 4層 に細分されるが、基本的には上位に褐色土

系が堆積 し、下位には炭化物層が認められる。底面は緩い傾斜がついてお り、厚さ lcm程度の赤褐色焼土

の広がりが一部みられる。以上により、本遺構は炭窯であると判断した。遺物は 4層から出土した炭化物の

みで、鑑定の結果、クリであることが判った。 (小林 )

S W51炭窯 (第52図、写真図版36)

D区赤21区 の南側平坦部のⅦD-17sグ リッドに位置する。当初 S136の 中央部埋土中の炭化物の多い範

囲として認識したが、精査途中での底面や断面の観察から別遺構であることが判明した。本遺構はS136の

床面に近い埋土中で検出されており、 S136を切っていることからS136よ り新しい。 S136の 精査時に誤っ

て壁付近を一部掘 り下げてしまい不明な部分があるが、残存部分から平面形は長楕円形を呈すると思われ、
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A H=857D

0                  50cm

SXW22
1.10YR2/3(黒 褐)し まり欠、粘性有、

2警肪充主亀,しまり欠、粘性やや有
SW43
1.Z5Y7/4(浅責)しまり有、粘性無
2 10YR6/4(1こ ぶい黄橙)しまりやや有、粘性無
3.10YR6/3(に ぶい黄橙)しまりやや有、粘性無、

炭化物少量
4 10YR17/1(黒)炭イと物層
5.5YR7/4(にぶい橙)弱い焼土

SヽV46
1.10YR5/4(に ぶい責褐)し まりやや有、粘性無
2.10YR6/4(1こ ぶい黄橙)しまりやや有、粘性無
3.10YR17/1(黒)災化物層
4,10YR8/3(浅黄橙)しまりやや有、粘性無、

炭化物粒少量
5 75YR3/2(灰 白)しまり極めて有、粘性無
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SW50
1.10YR2/2(黒 褐)しまり 粘性有
2.10YR3/3(暗褐)しまりやや有、粘性有
3.10YR4/3(褐)しまり。粘性やや有、黄褐色土少量
4.10YR17/1(黒)炭化物層

SW51
1 10YR2/3(黒 褐)炭化物層                  A H=781m
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第52図 SXW22鉄生産関連炉跡 。SW43・ 46・ 50・ 51炭窯

//
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規模は開口部約280× 100cm 前後、底部約270× 90cm前後と推定される。長軸方向は北西一南東にあり、

残存する壁はなだらかに立ち上が り、南壁及び西壁で約10cmを測る。埋土は炭化物を多 く含む単層である。

底面は平坦で堅く締まっており、中央部に径10cm、 南東部に径40cm程度の略円形の火熱で赤色変化 した厚

さ2～ 3mmの焼土がみられた。以上の観察から本遺構は炭窯であり、 S136が埋まりきる前の窪みを利用

して構築したものと思われる。遺物は出土せず、炭化物は分析によリクリと判引した。 (赤石 )

SK呵 11上坑 (第53図、写真図版37)

D区赤21区 の北側平坦部、ⅦD-13nグ リッドに位置し、検出面はV層である。本遺構はS131南西隅を

精査中に確認したもので、埋土断面からの切 り合いは不明だが、残存する北西壁の状態が S131を切ってい

ることから、 S131よ り新しいものと思われる。残存部から、平面形は円形を呈していたものと思われる。

推定される規模は開口部径180cm、 底部径140cmで ある。断面形は平底鍋形を呈し、深さは残存する南西壁

で約70cmを測る。埋土は 8層に細分されるが、上位に流入土、壁際に崩落土が堆積する自然堆積と思われ

る。底面は概ね平坦で、 S131床面とほぼ等しいと思われる。遺物は出土しなかった。 (小林 )

S Kl14土坑 (第53図、写真図版37)

D区赤21区の南側馬の背状部のⅦD-18tグ リッドに位置し、検出面はV層上面である。平面形・規模は

歪な円形を呈し、開口部約200× 160cm前後、底部約140× 120cm前後を測る。壁はなだらかに立ち上がり、

断面形は深い皿状を呈し、深さ20cmを測る。埋土は 6層 で褐色土主体であり、中心部から底部の層に炭化

物粒の混入がみられる。層状に堆積 しているが極めて堅 く締まってお り、人為的に埋め戻 したと思われる。

底面はおおむね平坦で斜面同様西側から東側にかけて緩やかに上る。遺物は出土しなかった。 (赤石)

S Kl15土坑 (第53図、写真図版37)

D区赤21区南側平坦部の南西斜面、ⅦE-19aグリッド抗を中心に位置し、Ⅵ層上面で検出した。平面形

は円形で、規模は開口部径約105cm、 底部径約85cmを測る。壁はほぼ直角に立ち上が り、断面形は平底鍋

形を呈する。壁高は山側で約70cm、 谷側で約45cmを 測る。また壁のほぼ全体が被熟により赤褐色に変化し

ているが、厚さは lcm以下で弱 く焼けている。埋土はレンズ状の自然堆積で15層 に細分されるが、上位に

褐色土、中位に粥責褐色土、下位・壁際に責褐色土、最下層に炭化物層と大別できる。底面は平坦で、壁同

様に厚さlcm以下の赤褐色焼上が確認された。以上の状況より、本遺構は炭窯若しくは炉跡の可能性も考

えられるが、壁高が山側で約70cm、 谷側で約45cmと 本追跡の同遺構 と比較しても非常に深いことから、炭

窯・炉跡とは考え難 く、土坑と判断した。遺物は出土しなかった。

S Kl18土坑 (第53図、写真図版37)

D区赤21区 の中央緩斜面部、ⅦD-14oグ リッドに位置し、検出面はV層である。平面形は歪な円形を呈

し、規模は開口部約175～ 145cm、 底部径は約120～ 100cmを 測る。断面形は平底鍋形をし、深さは約30cm

を測る。埋土は褐～責褐色系の 4層に細分され、自然堆積と思われる。底面は概ね平坦である。遺物は出土

しなかった。 (小林 )

SN呵 0焼土遺構 (第54図 )

D区赤20区中央の尾根頂部、ⅦD-7eグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。平面形は不整形で

あり、 4つの部分が集まった形をしており、広が りは20× 20cm程度である。厚さは 2～ 3cm前後であり、

橙色の弱い焼けで締まりも弱い。遺物は出土しなかった。 (赤石)

S N12焼土遺構 (第54図 )

D区赤21区 の中央緩斜面部、ⅦD-14oグ リッドに位置し、検出面はV層である。不整形な橙色焼上の広
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が りで、規模は約160× 15～65cmを測る。厚さは最大13cmを 測 り、極めて堅 く締まる。本遺構 とその周囲

より土壌サンプルを採集したが、鍛造剥片は混入していなかった。遺物は出土しなかった。

S N14焼土遺構 (第54図 )

D区赤21区 中央緩斜面部の西側斜面肩日、ⅦD-15qグ リッドに位置し、検出面はⅣ層である。赤褐色焼

土の広が りとして検出した。検出状況は図と写真に記録したものの、調査員の指示が行き届かなかったため、

幾度にもわたるクリーエング作業により消失させてしまった。そのため詳細は不明であるが、平面形は不整

な楕円形を呈し、規模は約20× 13cmを測 り、極めて堅く締まる。遺物は出土しなかった。

S N27炉跡 (第54図、写真図版28)

D区赤21区北側の尾根頂部から東側斜面へと続 く肩回、ⅦD-141グ リッドに位置し、Ⅳ層で検出した。

本遺構はS130Aカ マ ドA煙道及び煙出部と重複しており、それらを切っている。検出時の状況として、廃

棄された焼土塊や炭化物が広範囲に不整に広がっていることから炭窯を想定し、ベル トを設定し精査を行っ

た結果、設定ベル トから外れた部分に浅い掘 り込みを有し、全体的に強い被熱により橙色変化 した焼土が広

がることから、炉跡であると判断した。掘 り込みの平面形は楕円形を呈し、規模は開口部約70× 50cm、 底

部約45× 30cmを 測る。断面形は浅い平底鍋形を呈し、深さは約15～20cmを 測る。埋土は掘 り切ってしまっ

たため詳細は不明であるが、黒褐色土系に焼土塊が大量に混入する様相であった。底面は木根による攪乱に

より凹凸がある。底面及び壁面に広がる橙色焼上の厚さは約 5～ 10cmを 測る。焼上の断ち割 りを行った際

の断面観察の結果、底面及び壁面には貼土が施されていることが判明した。重複するS130Aカ マ ドAの煙

道天丼の大部分が残存しておらず、煙道内にブロック状の黄褐色土や焼土塊及び戊化物が混入していること

から、 S130A廃絶後に天丼が崩落した若しくは天丼を崩落させた上を利用して、本遺構を構築したものと

考えられる。遺物は出土せず、また鉄生産関連炉の可能性を考えて土壌サンプルを行ったが、鉄塊及び鍛造

剥片等は検出されなかった。

S N28炉跡 (第54図、写真図版37)

D区赤21区南側平坦部の東側斜面肩日、ⅦD-19s・ 20sグ リッドに位置し、検出面はⅣ層である。検出

時の状況として、北西側に焼土が確認でき、その平面形プランから戊窯と考えたが、精査の結果、浅い掘 り

込みを有 し、底面に厚い焼土が広がることから炉跡と判断した。平面形は円形を呈し、規模は開口部径約

75cm、 底部径約70cmを測る。壁は山側のみ遺存 し鋭角に立ち上が り、深さは約20cmを測る。埋土は山側

から流入した自然堆積と思われ、 2層 に分けられる。底面はほぼ平坦で、不整な明赤褐色焼上が広がり、そ

の規模は約55× 60cmを 測る。厚さは7cm前後で極めて堅く締まる。遺物は出土しなかった。

S N30炉跡 (第54図、写真図版37)

D区赤21区中央緩斜面部の西側斜面肩日、ⅦD-14p・ 15pグ リッドに位置し、v層で検出した。検出時

の状況から土坑と考えたが、精査の結果、底面に厚い焼上の広が りをもつことから炉跡と判断した。平面形

は略精円形で、規模は開口部約130× 100cm、 底部約105cm× 80cmを測る。長軸方向は最も高低差のある北

東―南西方向にあり、等高線に直交する。壁は斜面上方では緩やかに外傾して立ち上が り、壁高は約30cm

を測るが、斜面下方では壁は遺存しない。埋土は斜面上方から下方へと流入した自然堆積と思われ、 3層 に

分けられる。また、遺構中央には大きさ約15× 10cm、 厚さ8cm程の橙色粘土質ブロックが、遺構北東壁に

は大きさ約20cm× 15cm、 厚さ5cm程度の浅責橙色粘土質ブロックがいずれも3層下位に混在する。底面

はほぼ平坦で、底面中央には略楕円形をした明赤褐色焼土が広がる。規模は約50× 25cm、 厚さは約 4cmを

測 り、極めて堅 く締まる。遺物は土師器の奏片が数点出土したのみである。
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2)E区の遺構

E区は、V字形に北側方向に延びるD・ F区 2本の幹尾根の間になる大きな谷部分である。地形概況とし

ては、全体的には北側に高度を下げながら開けるが、北部 (緑 7・ 8区 )と 南部 (緑 9・ 10区 )と では谷底の

緩斜面部で高低差があり、 2段の大きな洞状を呈する。北部では谷底の広さは南北長約40m、 幅 5～ 10m前

後、標高は25～ 33m、 南部では南北長約30m、 東西幅 5～ 13m前後、標高は45～50mほ どである。北部の東

側斜面は急勾配でF区赤24区尾根頂部に、西側では斜面裾に現況で沢が流れており、そこからD区の枝尾根

赤19区の尾根頂部にかなりの急勾配で至る。南部の東側斜面は急勾配でF区赤23区 の尾根頂部に、南西の斜

面も急勾配でD区赤21区の尾根頂部に至るが、北西側には赤20区尾根頂部に至る部分に小さな洞状の谷 (緑

10区)が 2本ある。

検出された主な遺構としては、竪穴住居跡23棟、工房跡20棟、竪穴状遺構 1棟、鉄生産関連炉跡17基、炭

窯11基、土坑27基、炉跡 5基、焼土遺構 9基、溝跡 1条、廃土場 2ヶ 所などがある。分布状況としては、北

部谷では大半が東側斜面に立地し、古代の住居等は3～4棟が重複する数ヶ所のまとまりが認められ、南部谷

では東西の斜面裾に立地し、遺構は希薄である。

①緑 7・ 8区

緑 7・ 8区は、E区の一段低い北部谷であり、主に谷底から赤24区尾根頂部に至る東側斜面にあたる。と

ころで、この斜面中腹には伐採木搬出用に掘削された道路が 1条あり、便宜的にこれを区境に上位を緑 8区、

下位を緑 7区 としたものであるが、緑 8区の北端の斜面上位は小さな沢状地形となっており、やや傾斜が緩

やかである。本地区は上記のように急勾配の谷地形となっているため、層序は単純ではなく、谷底に下るに

従い堆積層位が増えて基本層序のⅢ層が細分される。遺構の集中する東側斜面の中腹、つまり緑 7区上端部

から上位ではⅢ層は存在せず、緑 8区北側の沢部にはⅣ・V層が認められるが、Ⅱ層下は概ねⅥ層の基盤層

となっている。中腹より下位ではⅢ層が 3層以上に細分されるが、水成の二次堆積もあり、一様ではない。

およそⅢ a・ b層が古代、Ⅲc層が縄文時代の遺構検出面で、これ以下は無遺物層となる。また谷底のⅢ c

層上面には二次堆積と思われる火山灰 (分析の結果、白頭山苫小牧火山灰に十和田a火山灰がブロック的に

混じる)が部分的に認められた。

遺構は、竪穴住居跡、工房跡、竪穴状遺構、鉄生産関連炉跡、人窯、土坑、炉跡、焼土遺構などがある。

分布状況としては、緑 7区には竪穴住居跡14棟、工房跡10棟、竪穴状遺構 1棟、鉄生産関連炉跡 5基、炭窯

4基、土坑22基、炉跡 3基、焼土遺構 5基、緑 8区には竪穴住居跡 8棟、工房跡 6棟、鉄生産関連炉跡 6基、

炭窯 3基、土坑 5基、炉跡 1基、焼土遺構 1基、溝跡 1条が位置するが、大半は斜面中腹から下位斜面裾に

立地し、斜面上位では緑 8区の北側の狭い洞部に上下の重複関係で集中的にある。

なお、緑 7区の遺構の半数と緑 8区の S X 109A～ Cについては前述のとお り、精査途中での担当調査員

の交代があったため、以下の記述について記録不備によリー部不明確な部分もある。      1/1ヽ山内)

SX 101,02工 房跡、S127A・ B竪穴住居跡

(第55図、遺物図版 9。 13・ ∞・62・ 82・ 83。 118、 写真図版認 。39。 216。 219。 249・ 2Xl・ 262・272・ 301・ 31卜 3121

E区緑 7区東斜面中央上部、ⅦB-15t・ 16t、 ⅦC-15a。 16a。 16bグ リッドに位置し、検出面は東に

向かって斜面上部、下方部、南側はマサ土 (Ⅵ層)、 北側は褐色土 (Ⅳ層)と 異なる様相を示していた。検出

時の状況としては、暗褐色土の長軸約10m、 短軸約 3～ 6mの長楕円形のプランとして検出した。また、こ

のプランの南側にSIものプランを検出していたが、精査の結果、かなり近接して存在していることがわかっ

た。このことから同時存在の可能性は低いと思われ、切 り合いがあったと推測される。しかし、切 り合いの
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部分をトレンチにより掘ってしまったこと、 S143と の重複を考えず調査を進めてしまったことで、新旧は

不明となってしまった。 S X 101'02、 S127A・ Bについては、検出時の状況から何棟かの重複を想定 し、

等高線と平行するベル ト1本をプランのほぼ中央に、等高線 と直行するベル トをプランを 3等分する位置に

2本それぞれ設置し、精査を開始した。しかし、その結果予想以上に斜面上部の崩落が激しく、等高線 と平

行に設置したベル トが遺構にかからなかった。また、切 り合いを見るためにベル トに沿って入れたサブ トレ

ンチは、貼床を考えずに掘 り進めてしまい、 SX 101の 床を壊 してしまった。更にS X 101の】ヒ壁 とSXI

02の床も重複の様子を理解できぬままに掘 り進めてしまい、その結果、図に示すような掘 りあが りとなって

しまった。このような結果となったのは全て理解力のなさと状況変化に姑応できなかった調査員の責任であ

る。断面写真の観察と掘 り上が りの様子を合わせて鑑みると、 S X 102が初めに作られ、 S X 102が埋 まっ

た後にS127が作 られ、最後にS X 101が S127の カマ ドを壊 して貼床をしていることから、ほとんどSI

27と 時間差がなくS X 101が作 られた可能性が高いと思われる。以下からは掘 りあがった平面形と断面観察

から推測される S X 101・ 02、 S127A・ Bにつヤヽて述べてヤヽきたい。

SX 101に ついては、竪穴状の掘 り込みと地床炉を確認 したことから、工房跡と判断した。掘 り過 ぎの

ため、床面の推定は検出した地床炉の標高値から推定した。掘 り上が りから推測される規模は、長軸6.lm、

短軸2.6～ 3mの略長方形の平面形を呈すると思われる。長軸方向は等高線 と平行する北―南にあ り、推定

される床面積は12.4� である。東壁は鋭角的に立ち上が り、上部で外傾する。南北壁は斜面に沿って減ずる。

西壁は斜面のため自然崩落により遺存 しない。壁高は東壁約60cm、 南壁約15cm、 北壁約10cmを測る。埋

土は壁が崩落したものと考えられるマサ土と、斜面上部からの堆積と考えられる暗褐色上の自然堆積 と思わ

れる。床面は調査員の観察力のなさから、サブ トレンチで把握できていたにも関わらず掘 りすぎてしまい、

一部、下に重複するS127の床面まで掘 り下げてしまった。斜面下方には、整地するための暗褐色土 と黄褐

色上の混じる張 り出し上の貼床を確認できた。また、本遺構の床を整地する際にS127カ マ ドA・ Bを壊 し

ており、カマ ドが位置する周辺も貼床を確認できた。しかし、大部分については、前述したとお り掘 り過ぎ

により不明となってしまった。断面写真の観察から床面はおおむね平坦であったと思われる。柱穴は南壁際

に 4本認められたが、床面を掘 りすぎているため S127に伴う柱穴の可能性 も考えられる。地床炉は遺構の

中央よりやや南側に位置する。平面形はほぼ楕円形を呈し、規模は40cm× 33cmで焼土の厚さは8cmである。

周辺の土のサンプリングをし、鍛造剥片の抽出を行なったが検出されなかった。

SX!02については、 S X 101と 同じく、竪穴状の掘 り込みと地床炉を確認したことから、工房跡 と判

断した。本遺構はS K109'131と 重複する。新旧関係については断面の観察からS K1091ま S X 102を 作るた

めに、人為的に埋められた様相が認められ、 S K131は 推浪1さ れるS X 102か ら西側に張 り出すように位置

していることから、両土坑ともに旧いと思われ、本遺構に伴う可能性は低い。掘 り過ぎのため、床面につい

ては検出した地床炉の標高値から推定した。残存部から平面形は略長方形を呈していたと推測される。規模

は残存部では長軸約 3m、 短軸約 2～ 3mである。長軸方向は等高線と平行する北一南方向にあり、残存す

る床面積は5。1だである。壁は鋭角的に立ち上が り、北壁と東壁が一部遺存するのみである。西壁は斜面に

よる自然崩落のため遺存せず、南壁はS127Aに壊 され遺存 しない。壁高は、東壁で約60cm、 北壁で約

20cmを測る。埋土は壁が崩落したと思われる褐色土とマサ上の上に斜面上部から流入 した暗褐色土の自然

堆積の様相を示している。床面は前述したように調査員がきちんとした把握ができないまま掘 り過ぎてしま

い、とくに北西側の床の大部分を破壊してしまった。よって一部残存している床面及び断面写真から推測す

ると、おおむね平坦であったと思われる。貼床は S K 109に おいて人為的に埋められ、整地された部分は確
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認できたが、それ以外の部分については貼床に注意せずに調査を進めたために不明となってしまった。斜面

に立地 していることから、整地するために施 していた可能性が高い。地床炉は遺存 している東壁際より

45cmほ ど西に位置する。平面形は不整形で62× 43cmを測 り、焼上の厚さは1lcmである。 S X 101同様周

辺の土のサンプリングを行ない、鍛造剥片の抽出を行なったが検出されなかった。

S127については、検出状況として sx lolを 精査中に 2基の煙出しと煙道入口を検出し、 S X Iolの

床面にS127Aカ マ ドAの両袖を確認した。 2基のカマ ドの内、カマ ドAを持つ住居をS127Aと し、カマ

ドBを持つ方をS127Bと した。精査の結果、両カマ ドの残存状態からカマ ドAの方が新 しいものと思われ

るが、単なる造 り替えが行われたものか、拡幅がされたことによるものか、または時間差のある重複関係に

あるのかは、調査が行き届かなかったため不明である。また掘 り上が りの状況から、 S x lo2と の重複部分

である北東には、張 り出したコーナー部分が存在 しており、恐らくS127の北東隅部分と推測される。その

部分を総合すると平面形は略長方形を呈 し、規模は長軸7.8m、 短軸2.8m以上と推測される。長軸方向は等

高線と平行する北―南方向にあり、床面積は16.0ど である。壁はS x lol精 査時の誤った調査により、東壁

はS X Iolと 共通する様相となってしまっており、詳細は不明である。立ち上が りは鋭角的で、壁高は南壁

で約20cm、 北壁の残存部で約15cm、 西壁は斜面下方のため遺存 しない。埋土はS X Iolの 貼床にあたる。

床面はおおむね平坦で堅 く締まっている。貼床については、調査員の観察不足からはっきりした状況は不明

である。また、 S X Iol斜面下方に張 り出して施されていた貼床についても、調査員の認識不足のためSX
101'S127ど ちらに伴うものか不明となってしまった。柱穴は西側に 4本認められた。径が35cm前後のも

のが 2本、20cm前後のものが 2本である。前者の方は掘 りこみの深さなどから主柱穴の可能性が高いと思

われる。また、カマ ドAの西側には不整形を呈した規模55× 25～35cm、 厚さ1～3cmの地床炉を確認した。

カマ ドAに近接していることから、同時存在の可能性は低いと考えられる。

カマ ドAは東壁の中央からやや南側に位置する。 S X Iolを作る際に本体部はだいぶ破壊されたと思われ

るが、袖部と燃焼部焼土を確認できた。袖部は黄褐～明黄褐色土系の粘土で構築されいる。燃焼部はおおむ

ね平坦であり、径35cm、 厚さ5cmの赤褐色焼土が広がる。また燃焼部上の埋土中から土製支脚が出土 して

いる。煙道は割 り貫き式で奥行 き210cm、 径24cmを測 り、やや下 り勾配を保ちながら煙出し穴へ続 く。煙

出し穴の径は58cmで、深さは220cmである。

カマ ドBに ついては、本体部の痕跡は認められず、燃焼部焼上のみの検出となった。約35～ 45× 35～

47cmの不整形で、厚さ10cm前後で赤褐色を呈する。煙道は判 り貫き式で奥行き210cm、 径34cmを 測り、下

り勾配を保ちながら煙出しへ続 く。煙出しの径は55cmで深さは260cmである。

遺物は、 SX Iolか ら土師器の奏形土器片が総量小袋 1つ 出土 し、接合 したのは埋土上位出土の 1点

(150)で ある。その他、 S2の砥石 1点 (19)、 羽口片33点、鉄製品 1点 (44)が埋土中位より出上している。

鉄滓等の出土は埋土中から、流状津2.6kg、 炉内津0.4kg、 鉄塊系遺物0.89kgで ある。 S X Io21こ ついては、

土師器の奏形土器片が総量で小袋 1つ出土 し、その内接合 したのは、埋土中位～下位出上の 2点 (152,153)

である。その他は埋土中より郭 2点、羽口片 8点、磨万 1点が出土している。鉄津等の出土は流状滓0.8kg、

炉内津1.lkg、 鉄塊系遺物0.59kgで ある。S127Aに ついては、土師器の奏形土器片が総量で小袋 1つ出土し、

接合したのは 1点 (142)である。その他、カマ ド燃焼部の東端に支脚に使用 したと思われる土製品 1点 (1)、

郭 1点、 S4の砥石1点 (2)、 Slの磨石 1点 (25)が 出土している。しかし、これら出土遺物については、床

面を把握せず精査を行ったことにより、必ずしもS X Iol・ o2と S127A・ Bの遺物が、それぞれどちらに伴

うものか不確かなものもある。
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S143A・ B竪穴住居跡 (第 56・ 57図、遺物図版9・ 10・ 60・ 82、 写真図版39・ 217・ 249。 272)

E区緑7区東斜面中央上部、ⅦC-16bグ リッドに位置し、検出面はマサ土 (Ⅵ層)である。 S K 125、 S

K138・ 153と 重複し、本遺構の精査過程での検出状況からS K138が新しく、 S K 125、 S K153が古いと思

われる。また検出時の状況から北側に続 く何棟 (S X 101、 S127A・ B)か との重複を想定し、等高線と

平行するベルト1本をすべてのプランを通るようにほぼ中央に設置して精査を開始したが、その結果予想以

上に斜面上部の崩落が激しく、等高線と平行に設置したベル トは意味をなさず、等高線とかなり近接してい

ることから同時存在の可能性は低いと思われるが、新旧関係は不明である。さらに直行するベル トも端に寄

っていたため埋土観察の役にはたたなかった。様子を理解できぬままに進めてしまい、その結果、図に示す

ような掘りあがりとなってしまった。 (本多)

本遺構は急斜面に立地し、埋上がⅥ層起源のマサ土であったため当初は確認できず、精査過程でカマ ドを

4基検出したものであり、残存状況からカマ ドの造 り替えではなく、 4度の建替えと思われるが、壁の状態

やカマ ド煙道及び燃焼部焼土の遺存状況から、Aカ マ ドのA住居跡 1棟 (新)と Dカ マ ドのB住居跡 1棟

(古)の 2棟についておよそ把握できたものである。

S i43Aは、西の谷側が崩落により消失し全容は不明だが、残存する壁 と貼床範囲から平面形・規模は一

辺約4m前後の隅丸方形と推定され、主軸方位はN-75° 一E、 床面積は推定約16どである。遺存する壁は

外傾して立ち上が り、崩落により上位がより開いている。壁高は山側東壁で最大約50cmか ら谷側に向かい

低 くなる。埋土は詳細は不明だが下位の壁崩落のマサ土と上位の黒ボク流入土に大別される。床面は平坦で

堅締、壁際を除く中央部に広 く貼床が施されていたが、その遺存状況からはB住居跡に伴うものの残存とも

考えられる。床面施設は不規則配置の柱穴 7本 とカマ ド北側の東壁際に幅約10cm、 深さ約 3cmの壁溝が検

出された。また南東部で焼土が検出されたが、状況からカマ ドB・ Cの燃焼部焼土と考えられる。

カマ ドAは山側東壁の中央やや南寄 りに付設され、本体天丼部が崩落しているものの遺存状態は良好であ

る。本体部は、袖部には芯材として長さ30cmほ どの3個 と、天丼部の架構には長さ60cmほ どの亜角礫 1個

を組み、黄褐色粘土で構築されていた。燃焼部は約90× 50cm、 深さ約 4cmほ どの楕円形に浅く掘 り窪めら

れており、底部では火熟により50cmほ どの略楕円形の広が りで、厚さ lcmほ どに赤色変化 した焼土が確認

された。煙道は奥行き約130cm、 径約30cmの判 り貫き式で、外側に向かってかなり緩い下 り勾配となって

いた。煙だしピットは径約30cmの 略円形で深さ約120cmを測る。

S143Bは 、南東隅付近の壁とカマ ドD及び貼床の残存状態から1棟 と判断したものであるが、遺存部

は極めて少ない。推定される平面形・規模は長軸が東西方向で長辺約4.5m、 短辺約3.5mの 隅丸長方形で、主

軸方位は東―西、床面積は推定約15,7∬ である。壁は崩落により上位がより開いて外傾して立ち上が り、壁

高は山側東壁で最大約50cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋土・床面はA住居跡のため不明である。

カマ ドDは 山側東壁の南側に付設されていたが、本体部は消失しており、南袖位置に小ピット2基 と燃焼

部焼土を検出したのみで、袖芯材には石を使用 したものと考えられる。焼土は径約35cmの略円形で厚さ 5

cmほ どが火熱により赤色変化していた。煙道は奥行き約130cm、 径約25cmの制 り貫き式で、外側に向かっ

てかなり緩い下 り勾配となっていた。煙だしピットは上位が崩落により広 くなっているが、下位残存部では

径約25cmの略円形を呈し、深さ約130cmを測る。

カマ ドB・ Cは、山側東壁に付設された割 り貫き式の煙道・煙出しと燃焼部焼土を確認できたもので、主軸

方位はおよそ東―西である。両カマ ド燃焼部焼土の区別はできないが、70× 50cmの 略楕円形で厚さ10cmほ

どが火熱により赤色変化していた。

-111-



カマ ドBの煙道は奥行き推定約150cm、 径は約30cmを測 り、外側に向かって緩い下 り勾配で煙出しピッ

トより奥まで掘られていた。煙だしピットは径約30cmの 略円形で深さ約110cmを測る。

カマ ドCの煙道は奥行き推定約120cm、 径は約25cmでほぼ水平である。煙だしピットは約30× 40cmの略

精円形で、山側に向かい斜めに掘られ、深さ約110cmを測る。

遺物はほとんどA住居に伴うもので、土器は、埋土下層と床面及びカマ ドA・ Dか ら土師器の甕形土器が

およそ 5個体分と郭形土器片 1点、埋土中から須恵器の奏形土器片 1点 (75)が出土し、形状をおよそ把握

できた復元個体は土師器の奏形土器 2点 (70。 73)である。また床面からは羽口片 1点 (9)、 埋土中から砥

石 1点 (38)、 磨石 1点、鉄製品 (釘 ?)1点、鍛冶滓がカマ ドAと埋土中から少量出土した。

S143A・ B

第56図 S143A・ B竪穴住居跡 (1)
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S146竪穴住居跡・SX 106工房跡

(第 58・ 59図、遺物図版10。 13・ 14・ 58・ 61・ 63・ 64・ 83・ 118、 写真図版40・ 217・ 219。 247・ 249～ 25Ⅲ 273・ 301・ 312)

E区緑 7区の北部東斜面中腹、ⅦB-12sグ リッドを中心に位置し、検出面はⅣ・Ⅵ層上面である。本遺

構は急斜面に立地するため東山側が崩落しており、検出当初はカマ ド煙出しを確認できず、 S X 101・ 02と

類似する状況から何棟かの工房跡の重複を想定し、等高線と平行するベル ト1本、直行するベル ト3本を設

定し、また検出面で鉄鉗が出土したことから鍛冶工房の可能性を念頭に入れて精査を開始した。山側の崩落

土除去後にS146カ マ ド煙出しとS K155を確認し、また掘 り下げの過程では順次計 3段の高低差のある床

面が現れたことから竪穴住居跡 1棟と工房跡 2棟の重複と考えられたが、掘 りあがりの状態と断面観察から

工房跡は 1棟 と判断したもので、新旧関係は (新)S X 106→ S146→ S K155(古 )である。

S i46は 、西谷側が崩落により、南北両側壁はS X 106に よって消失してお り全容は不明だが、残存す

る壁と貼床範囲から平面形・規模は一辺約 4～ 5m前後の隅九方形と推定され、主軸方位はN-30° 一E、

床面積は20ポ を超えるぐらいと推定される。一部遺存する北東壁は外傾 して立ち上が り、壁高は約15cmを

測る。埋土はS X 106のため存在せず、床面は平坦で堅締、北隅を除いて全体的に貼床が施されていたと推

測される。柱穴等の床面施設は検出されなかった。

カマ ドは山側北東壁の中央やや東寄 りに付設されているが、判 り貫き式の煙道・煙出しと燃焼部焼土を確

認できたもので、 S X 106に よって本体部は消失している。なお、当初の調査担当者が図示したカマ ド構築

土と思われたものは、全体的な状況からみて廃棄の黄褐色粘土と考えられる。燃焼部は80× 55cmの楕円形

で深さ約 5cmに掘 り窪められ、底部では火熱により40cmほ どの不整形の広が りで、厚さ lcm以下に赤色

変化 した焼土が確認された。煙道は奥行き約120cm、 径約30cmを測 り、外側に向かってかなり緩い下 り勾

配となっていた。煙だしピットは径約40cmの略円形で深さ約150cmを測る。

S X 106は、やはり西谷側が崩落によって消失してお り全容は不明だが、遺存状況からS146を 拡張す

る形で建替えが行われたものと思われる。平面形は、等高線と平行する北西一南東が長軸方向のおよそ隅丸

長方形を呈するが、北東部山側はS146の掘 り方を利用したためか中央部が北側に張 り出す。規模は、長軸

約 7m、 短軸は中央部で最大約 4m、 南北両側は3m前後、残存する床面積は約20.5ど である。壁は外傾し

て立ち上がり、崩落により上位がより開いている。壁高は山側北東壁で最大約100cmか ら谷側に向かい低 く

なる。埋土は、大半が流入と崩落の繰 り返しと思われる黒色系土と褐色系土及びマサ上のおよそ20層 に細分

され、部分的に上位の工房跡からの廃棄と考えられる鉄生産関連遺物を多量に含む黄褐色系土や中央付近の

床面では白色粘土が認められた。床面は明瞭ではないが大きく3段の高低差があり、最も低い南東部から北

西部では約15cmほ ど高くなり、山側北東部ではさらに約15cmほ どの明瞭な段差をもった棚状となっていた。

床面施設としては、中央部山側の壁際に位置と残存状況からS146の貯蔵穴とも考えられるKl土坑、北西

部の中央に柱穴状ピット1基、南東部に地床炉 A・ Bの 2基、それと北東部の棚部壁際に幅約7cm、 深さ約

3cmの壁溝を検出した。Kllま径約40cm、 深さ約5cmの九底皿形、地床炉はAが50cm前後とBが30cm前後

の不整な広がりで、火熱により厚さ7～ 10cmに赤色変化していた。

遺物は埋土及び床面から多量に出土し、当初 S146カ マ ド出土としていたものも、上記のことからすべて

S X 106に伴うものと判断した。土器は、土師器の甕形土器10個体分以上と郭形土器 3点が出土し、埋土出

土の郭形土器の完形 1点 (138)の ほか、形状をおよそ把握できた復元個体は主に元カマ ドと南東部東側床面

から出土した土師器の甕形土器 6点 (79・ 80・ 130'132～ 134)で ある。土製支脚は埋土中から2点 (4・ 5)、

羽回は破片を含め総量で約80点が出土し、およそ形状を復元できた個体20点の大半は、元カマ ドと北西部の
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Si46・ SX106

A H‐351m

C H‐361m

G H_359m

E Hi362m √

SX106
1 10YR3/3(暗 褐)し まり,粘性やや有
2.10YR3/3(暗褐)し まり・粘性やや有、炭化物少量

3 10YR5/6(暗褐)し まり'粘性弱、砂質
4 10YR4/4(褐)し まり有、粘性やや有、やや砂質
5 10YR5/6(黄褐)し まり有、粘性やや有
6.10YR3/4(暗褐)し まり有、粘性やや有
7.10YR3//3(暗 褐)し まりやや有、粘性有
8,10YR3お (暗褐)し まりやや有、粘性弱、反化物少量
9 10YR3れ (暗褐)し まり有、粘性やや有、

マサ土粒 炭化物微量
10.10YR3た (暗掲)し まり有、粘性やや有、

黄褐色土ブロック含む
11 10YR2/3(黒 褐)し まり有、粘性やや有
12.25Y7/4(浅 黄)し まり有、粘性無、マサ土
13.10YR3/3(暗 褐)し まり有、粘性やや有、

黄褐色プロック含む
14 10YR4/4(褐 )し まり有、粘性やや有、

マサ土粒全体に含む
15.10YR4/6(褐 )し まり有、粘性やや有
16.10YR2/3(黒 褐)し まり強、粘性有
17.10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり弱、粘性無
18 25Y6/4(に ぶい黄)しまり有、粘性無、壁の崩落土

19,10YR2/3(黒 褐)し まり 粘性有
20 75YR8/2(灰白)し まりあり、粘性強、自色粘土

SXЮ6 Kl
21 10Y融/6(褐)し まり・粘性有

茅盤 :詮彗嘗と
｀
・鋒桂最卜

H

第58図  Si46竪穴住居跡 。S�06工房跡 (1)
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Si46カマド ∩

S146カ マ ド
ユ 10YR5/8(黄褐)

しまり強、粘性弱
2 10YR4/4(褐 )

しまり中、粘性弱
3 10YR4/6(褐 )

しまり中、粘性弱
4 75YR4/4(褐 )

しまり中、粘性弱
マサ土多量

5.10YR5/4(に ぶい黄褐 )

しまり・粘性弱
マサ土少量

6,75YR4/4(褐 )

しまり弱、粘性中
7 10YR5/6(黄褐)

しまり'粘性強
カマ ド構築土

日
ミ
Φ
∞
＝
目
　
Φ

AH_351m SX!06地床炉B
C H‐348m      ユ

掘削

SIX06先戸A・ B
ユ.5YR5/8(明 赤褐)焼土0               1m

第59図  S146竪穴住居跡 。S�06工房跡 (2)

2ヶ 所で埋土下位から床面にてまとまりが認められた。鉄製品は埋土中から刀子片と鉄鏃 (30)が各 1点、

北西側検出面 (位置的に床面に近いと思われるが)で鉄鉗 1点が出土 した。鍛冶津類はほとんどが4土中か

らで総量約45kgが出上した。このほか埋土中から砥石 1点 (44)と 炉壁片が少量出土した。また鍛冶工房と

想定して床面での埋土を収集したところ、極めて微量ながら鍛造剥片が抽出され、鍛冶炉は検出されなかっ

たが、鍛冶工房跡と判断した。

S,56竪穴住居跡 (第60図、写真図版41)

E区緑 7区の中央部の東斜面裾、ⅦC-1lbo cグ リッドに位置し、検出面はⅢb層である。平面形・規模

は南隅をトレンチで破壊 してしまったが、およそ南―北に長軸方向となる長軸約 3m、 短軸約2.4mの 隅丸

長方形を呈する。主軸方位はN-65° 一E、 床面積は約 6笛 を測る。壁は外傾 して立ち上が り、壁高は20～

10cmを 測る。埋土はⅢ層起源の黒色土の単層である。床面は概ね平坦で堅締であった。床面施設としては

東隅に貯蔵穴と思われるKl土坑 1基 と中央に地床炉ユ基が検出され、 Kllま平面形・規模が長軸約80cm、 短

軸約60cmの略楕円形で、深さ約 5cmの皿形を呈する。地床炉は30cm前 後の不整な広がりで、火熱により

厚さ約 3cmほ どが赤色変イとしていた。

カマ ドは北東壁の中央南寄 りに付設され、本体天丼部が崩落しているものの遺存状態は比較的良好である。

本体部は、袖部に架構・芯材 としての石や土器などは認められず、黄褐色上で構築されていた。燃焼部の掘

SX106地床炉A
aH=348m ｂ

一

― 皿6-



＼

ヤ

E31

f31

0               1m

第60図  S156竪 穴住居跡

S156
1.10YR2/1(黒 )しまり 粘性有、炭化物微量
2 10YR17/1(黒)しまり'粘性有、炭イ

`物

多量

日
中
８
＝
臣

―
引
―

A

S156 Kl
l 10YRツ 1(黒 )

しまりやや有 粘性右

S156地床炉
CH‐310m    d

0       1m

S156地床炉
1 5YR5/8(明赤褐)焼土

H=313m

S156カマド

Cll

ｃ
§
畠
∞
＝
劇

〇
OI

S156カ マ ド
1.10YR2/3(黒 褐)し まり'粘性有
2.10YR3/3(暗褐)し まり,粘性有

黄褐色土 黒褐色土少量混入
3 ユOYR3/2(黒 褐)し まりやや有、粘性有

暗褐色土少量
4 1oYR3/3(暗褐)しまり 粘性有

黄褐色土少量
5。 lllYR2/2(黒 掲)し まりやや有・粘性有
6.10YR2/3(黒褐)しまりやや有・粘性有
7.10Y財 3(黒褐)し まりやや有 粘性有
8.lllYR3/4(暗 褐)し まり 粘性有、焼土少量
9。 10YR6/6(明黄褐)しまり'粘性有
10 25Y6/6(明 黄褐)しまり強、粘性やや有
11.Z5Y4/4(オ リープ褐)し まり強・粘性やや有
12 25Y5/4(黄 褐)し まり強、粘性やや有
13.25Y5/4(責 褐)し まり有、粘性やや有

焼土 炭化物多量
14.10YR3/2(黒 褐)し まり 粘性やや有
15.宏メ5/4(黄 褐)しまり'粘性やや有

黒色土混入

,多 評 認 費婆巽緑
)出

攣 鰹 熟ゃ有 朧 至

18 5YR6/8(橙 )熟院部焼土

A H=31lm
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り込みはなく、底部から袖の内側にかけて火熱により不整な広が りで、厚さ2cmほ どに赤色変化 した焼土

が確認された。煙道は奥行き約130cm、 径約15～40cmの到 り貫き式で、外側に向かって下 り勾配である。

煙出しピットは径約40cmの 略円形で、煙道よりも深 く掘 り込まれ、深さは約70cmを 測る。

遺物は、南側の床面で廃棄と思われる炭化材が出土したのみである。

S158A～ C竪穴住居跡・S X W27鉄生産関連炉跡 (第61～ 63図 、遺物図版10。 11・ 62・ 82・ 118、 写真図版

42・ 43・ 217・ 218・ 250。 272・ 301・ 311)

E区緑 7区の北部東斜面中腹、ⅦB― mrグ リッド杭を中心に位置し、検出面はⅥ層上面である。本遺構

は急斜面に立地するため東山側が崩落しており、検出当初はカマ ド煙出しを確認できず、やや規模が小さい

がS X 106と 状況が類似することから重複する工房跡を想定し、等高線と平行するベル ト1本、直行するベ

ル ト2本を設定して精査を開始した。山側の崩落土除去後には多数の柱穴状プランを確認したが、この時点

ではカマ ド煙出しの特定はできなかったものの、 S143同様に数度の建替えの可能性が考えられた。精査過

程でカマ ドは5基検出され、残存状況から数度の建替えと判断され、壁や貼床の状態やカマ ド煙道及び燃焼

部焼土の遺存状況から、 (新)A～ C(古 )の住居跡 3棟についてはおよそ推定されたものである。

S i58Aは 、南西谷側が崩落により消失し全容は不明だが、残存部と貼床範囲から、平面形は等高線と

平行する北西一南東が長軸方向のおよそ隅丸長方形を呈し、規模は長軸約 6m、 短軸は 5m前後、床面積は

約30だ と推定される。主軸方位はN-45° 一Eである。遺存する壁は外傾して立ち上が り、北東山側の上半

が崩落により2段に外反していた。壁高は山側北東壁で最大約150cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋土は、

およそ10層 に細分されるが、上位の流入による黒色土、中～下位は崩落によるマサ土を多 く含む責褐色系土

を主体とし、間に廃棄と考えられる鉄生産関連遺物を多量に含む黄褐色土層、北西と南東壁際下位には流入

の黒色系土と大別される。床面は北西側に緩 く傾斜するがおよそ平坦で堅締、壁際を除いて隅丸方形基調で

南東谷側に一部張 り出して貼床が施されていた。後に精査の結果この方形部分がC住居と判断されたもので

ある。床面施設としてはカマ ドの両脇に貯蔵穴と思われるKl・ 2土坑 2基、中央谷側寄 りにS XW27、 不

規則配置の柱穴 7本 と壁を巡る外側に 9基を検出した。カマ ド南側のKユは開口部80× 60cmの略楕円形で深

さ約15cmの九底鍋形、北側のK2は径約50cmの略円形で深さ約25cmの九底鍋形を呈す。柱穴は配置と規

模から南東壁側のPl～ 3と 北西壁側のP4・ 5は主柱穴の可能性が高い。

カマ ドAは 山側北東壁の南側に付設され、一部本体天丼部も残 り、遺存状態は良好である。本体部は、袖

部に芯材 として長さ30cmほ どの 8個 と、天丼部の架構に長さ50cmほ どの亜角礫1個 を組み、黄褐色粘土で

構築されていた。燃焼部は幾分掘 り込まれ、底部には火熱により不整な50cmほ どの広が りで、厚さlcm以

下に赤色変化 した焼土が確認された。煙道は奥行き約120cm、 径約30cmの割 り貫き式で、外側に向かって

上 り勾配となっていた。煙だしピットは径約30cmの 略円形で深さ約100cmを測る。

S X W27は、炉跡及び隣接して設置された鉄砧石を検出したもので、炉跡の平面形・規模は長軸約35cm、

短軸15～25cmの 略楕円形を呈し、中央では深さ約 5cmを 測るが、北西側に狭 く深さも約 3cm以下と浅 く

なり、底面に微妙な勾配で高低差がある。北西側を除き、炉内から外側にかけて径約30cmの 円形に、火熱

により厚さ3cmが赤色変化 しており、また南西の一部が弱 く還元化 していた。鉄砧石は長さ約55cm、 幅約

33cm、 高さ約35cmの 大きさで、設置穴は一回り大きく、深さ約10cmに掘 り込まれていた。

炉内のサンプル土中から僅かながら鍛造剥片が抽出されたこともあって鍛練鍛冶炉跡と判断した。

S158Bは、山側北東壁の中央部とカマ ドBの残存状態から1棟 と判断したものであるが、遺存部は極

めて少ない。平面形・規模は一辺3.5～ 4m前後の方形基調と推定され、主軸方位はN-50° 一E、 床面積は
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約14笛前後と推定される。遺存する壁は東隅の一部のみで、ほぼ垂直に立ち上が り、壁高は約60cmほ どで

ある。埋土・床面はA住居跡のため不明である。

カマ ドBは山側東壁の南端に付設されていたが、本体部分はS158A・ Kllこ破壊され不明である。ただし

位置的にやや疑問もあるが、40cmほ どの略円形で厚さlcm以下の火熱による赤色変化が認められ、燃焼部

焼土の残存と考えられる。残存する煙道は奥行き約110cm、 径約35cmの割 り貫き式で、水平に煙出しより

も奥まで掘 り込まれている。煙だしピットは径約30cmの 略円形で、深さ約120cmを測る。

S i58Cは 、A住居跡の貼床除去後の形態とカマ ドCの残存状態から 1棟 と判断したものである。南西

側は崩落により消失し、全容は不明だが、平面形・規模は一辺3.5～ 4m前後の隅丸方形、床面積は約14だ前

後と推定される。主軸方位はN-40° 一Eである。遺存する壁は高さ約5cmほ どが外傾して立ち上が り、埋

土はA住居跡のため不明である。床面はカマ ド等の残存状況からA・ B住居の構築の際幾分削平されている

と思われ、地床炉とは判断付きかねる厚さlcm以下の火熱により赤色変イとした弱い焼土が 3ケ 所認められ

た。床面施設としては北西壁に接するK4～ 6土坑 3基、柱穴 3基 とカマ ド南側の北東壁際で幅約10cm、

深さ約 2cmの壁溝を検出した。K4は開口部径約100cmの 略円形で深さ約100cmの バケツ形、K51よ開口部

110× 80cmの略楕円形で深さ約50cmの九底鍋形を呈す。K6は単独の土坑というよりK4・ 5を 連結する浅め

掘 り込みで、幅約110cm、 連結した長さは約290cm、 正味の長さは約70cm、 深さは約40cmを測る。いずれ

も黄褐色系土の人為堆積で、K4の埋土中位には鉄津類が多量に含まれる。

カマ ドCは北東壁のほぼ中央に付設されていたが、本体部分は削平されて消失しており不明である。ただ

し位置的に燃焼部焼土と思われる20cmほ どの略円形で厚さ lcm以下の火熟による赤色変化が認められた。

煙道も先端部を除き削平されているが、溝状の痕跡があり、奥行き約200cm、 径約20cmの到 り貫き式で、

水平に煙出しよりも奥まで掘 り込まれている。煙だしピットは径約25cmの略円形で、深さ約110cmを測る。

カマ ドDoEは、それぞれA住居跡の南東壁と北西壁に付設された判 り貫き式の煙道と煙出しを確認した

もので、主軸方位はおよそ北西一南東の紺極にある。残存部分では、Dカ マ ドの煙道は奥行き約100cm、 径

約25cmの水平、煙だしピットは径約40cmの略円形で深さ約150cmを 測る。 Eカ マ ドの煙道は奥行 き約

110cm、 径は約30cmで外側に向かって下 り勾配、煙だしピットは径約30cmの略円形で深さ約60cmを 測る。

遺物はほとんどA住居に伴うもので、種別・量とも多 く出土した。土器は大半が埋土中からで、土師器の

奏形土器がおよそ 5個体分、郭形土器 8個体分、台付郭 1点、あかやき土器の奏形土器が1個体、郭形土器1

個体、台付郭が 3個体分、須恵器の奏形土器片約10点が出土し、土師器郭形土器の完形 3点 (90。 92・ 97)

を含み、形状をおよそ把握できた復元個体は主に土師器とあかやき土器の郭類 7点 (91。 93～ 96。 99。 101)

である。土製支脚は埋土中から1点 (2)と 元位置は留めないがカマ ドA埋土から完形 1点 (3)、 羽回は床

面から1点 (18)と 埋土中から破片約70点 が出上した。石製品は埋土中から砥石 2点 (39・ 40)と 磨石 1点、

S XW27の鉄砧石 1点 は運搬不可能だったため持ち帰れなかったが、上面は使用によるものと思われるゴツ

ゴツした 3面があり、被熟による部分的な赤色変化が認められた。鉄製品は埋土下位から完形釘 1点 (26)

と埋土中から不明品数点が出土した。鍛冶津類は埋土中から約45kg、 C住居K4埋土中から約 5 kgが 出土

した。このほか埋土中から鉄塊系遺物50個 ほどと炉壁片が少量出土した。また、A住居床面とS XW27か ら

収集した土から鍛造剥片が微量出土した。

S i59竪穴住居跡・S X W23鉄 生産関連炉跡 (第64図、遺物図版62、 写真図版44・ 250)

E区緑 7区の中央部東斜面下位、ⅦC-12a・ bグ リッドに位置し、検出面はⅢ層上面である。検出状況

としてはⅢ層黒褐色土面でやや色味の異なる黒色土の不整な落ち込みを認めたが、プランが不明瞭であった
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第61図 Si58A～C竪穴住居跡・SXW27鉄生産関連炉跡 (1)
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C H‐355m

A H=344m

D

S158A Kl
1 25Y8/3(淡 黄)し まり有

粘性無、マサ土
2 10YR4/4(褐 )し まり右

粘性やや有、マサ土 炭 焼上、微量
3 10YR6/6(明 責褐)し まり 粘性有
4 10YR3/4(暗 褐)し まり 粘性やや有

S158A K2
1 10YR3/4(暗 褐)し まり,粘性有

焼土 炭含む
2 75YR4/6(褐 )し まり有、粘性やや有

焼土ブロック多量
3 25Y6/4(に ぶい黄)し まり 粘性無

マサ土

S158A Kl
aH‐ 330m

S158A K2
bH‐ 337m

0                      11n

B

Si58C K4
C H‐336m 皇 H‐337m

S158A K4

S158A
l 10YR3/4(暗 褐)し まり有、粘性やや有
2 10YR5ん (黄褐)し まり有、粘性無、砂質
3 111YR5/4(に ぶい黄褐)し まり有、粘接無、鉄津 炭化物多量

4 10YR5/3(1こ がい黄褐)し まりやや有、粘性無

5 10YR4/3(に がい黄褐)し まりやや有、粘性無、マサ土混じる

6 25Y6/4(に ぶい黄)し まり有、粘性無

7.10YR3/4(暗 福)しまり有、粘性やや有、やや砂質

8 10YR2/3(黒 福)しまり,粘性有、焼土プロック小量

9 10YR4/4(褐 )し まり強、粘性やや有、焼土・炭化物小畳

10 10YR6/4(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無、壁の崩語上

H 10YRS/8(明 責褐)し まり有、粘性やや有り
12 10YR3/4(贈 褐)しまり強、粘性やや有り、少礫多い、貼床

0       1m

S158C K4
1 10YR4/4(褐)し まり'粘性やや有、砂質
2 10YR7/4(1こぶい黄橙)堅くしまる 粘性無、マサ土多量

3 10YR5/4(にぶい黄鶴)し まり 粘性やや有、マサ上小霊、鉄津多量

4.10YR2/3(黒福)し まり有、粘性やや有
5 10YR6/4(にぷい黄橙)し まり弱、粘性無、壁の崩落土

6 10YRI!7/1(黒 )炭化物層
7 10YR3/4(暗褐)し まり 粘性やや有、鉄津多量

S158C K5

d H=335m

S158C K5
1 10YR4/4(褐)し まり強

粘性やや有、やや砂質

0                       1ra

SXW27

AH‐33Bm
SXW27
1 25Y″ 1仮自)逮元部
2 5YR6/4(に ぶい赤調)焼土
3 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性やや有

第62図 S烙8A～ C竪穴住居跡・SXW27鉄生産関連炉跡 (2)

B

B
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S158AカマドA ol

上 H=342nI

Si58カマドD
h H‐ 347m

」_H‐ 34 11al

01

S15&Aカ マ ド
1.10YR3/3(暗褐)し まり 粘性やや有
2_10YR4/4(褐 )し まり 粘性弱
3 10YR4/3(に ぶい黄褐)

しまり弱、粘性やや有
10YRν4(暗褐)し まり弱、粘性やや有
10YR3/3(暗 褐)し まり,粘性やや有
焼土粒合む
itlYR4//4(褐 )し まりやや有、粘性有
iOYR3/4(暗 褐)し まり 粘性やや有

緩ど協g縁=降10YR4/4(4B)し まり 粘性無
10YR4/4(褐 )し まり無 粘性やや有

日
め
い
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第63図  S158A～ C竪穴住居跡・SXW27鉄生産関連炉跡(3)
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ため、地形に合わせたベル トを設定して精査を開始したものである。精査過程において床面でカマ ドとSX

W28を 検出し、竪穴住居跡跡と判明したものだが、カマ ドとS XW28の遺存関係から当初住居跡として構築

使用されたものが、鍛冶工房に改築転用されたものと考えられる。

S159の 平面形・規模は、山側の北東と南東壁が崩落によりやや丸みをもって膨らむが、およそ一辺約3

mほ どの隅丸方形を呈 し、主軸方位はN-60° 一W、 床面積は約8.1∬ を測る。壁は外傾 して立ち上が り、

山側の北東と南東壁では崩落によりさらに外傾レていたo壁高は山側の最大約130cmか ら谷側で約30cmと

低 くなる。埋土は26層 に細分されるが、流入と崩落によるⅢ層起源の黒色系土を主体とする自然堆積で、部

分的に鉄生産関連遺物をやや多 く含む廃棄と思われる黒ボク系から褐色系上が存在する。床面はⅣ層褐色土

中にあり、概ね平坦で堅締であった。床面施設としてはカマ ドの対極に柱穴1基、中央にS XW28と この北

側に隣接して付属すると考えられるKl土坑が検出された。 S XW28については後述する。

カマ ドは北西壁のほぼ中央に付設されているが、本体は工房改築時に破壊されたと思われ遺存せず、燃焼

部はさらにKl土坑に切 られていたが、およそ径80cmの略円形で、深さ15cmほ どに掘 り窪めてから貼床さ

れたと見られ、径約40cmの略円形に火熱により厚さ3cmほ どの赤色変化した焼土が確認された。煙道は奥

行き約100cm、 径約30cmの割 り貫き式で、外側に向かって緩い下 り勾配である。煙出しピットは径約30cm

の略円形で、煙道よりも幾分深 く掘 り込まれ、深さは約50cmを 測る。

S X W28は 、Klと ともに検出時から鍛造剥片が視認され、炉跡の南側には炭化物が広 く分布 していたも

ので、鉄生産等に関連する遺構と考えられ、精査は埋上を回収しながら行うこととした。精査の結果、サン

プル土から多量な鍛造剥片と微量の粒状津が採集され、鍛練鍛冶炉跡とこれに付属するKl土坑と判断され

た。炉跡は検出時プランとして南側が小さいグルマ形を呈していたが、精査の結果、南側は径約27cm、 深

さ約10cmの 浅いPl柱穴状ピットとこれと連結する長さ約10cm、 幅約25cm、 深さ約6cmの炉跡に向かって

緩い下り勾配の溝跡が取 り付 くものと判明した。平面形・規模は南北長軸で開田部は約65× 53cm、 底部は約

28× 10cmの 略楕円形を呈し、断面形は中央部が深さ約15cmと 最も深い変形した悟鉢形を呈し、埋土は全体

的に鍛造剥片を多量に含む黒色系上が進積していた。南北の一部で途切れるが、壁面中位は火熟により赤色

変化しており、溝跡に近い部分では底面付近の東西で弱 く還元していた。Kl土坑は炉跡の北西側に隣接し、

平面形・規模は長軸約85cm、 短軸約40cmと 約60cmの北側が小さいグルマ形を呈し、壁は外傾して立ち上が

り、深さは約 8cmと およそ一律で概ね底面は平坦である。埋土は基本的にはゴツゴツした径 lcm以下の粒

状の鍛冶津を多量に含む黒色上の単層である。細部はともかくとして形態や配置の状況はS XW17や 30と 類

似することから、Plは輔に関連するもの、連結溝跡は羽日の装着痕、KJヒ側は鉄砧石の設置穴、南側は

二人の足入れ穴と推定される。

遺物は、羽口が床面から1点 (23)と 埋土中から破片約50点、鍛冶津類は埋土中から約8kg、 S XW28埋 土

からは約1,4kgと 鍛造剥片が多量に出土し、また埋土中と床面から鉄塊系遺物が 3個 と鉄生産関連遺物は比

較的多 く出土したが、土器類は埋土中から土師器の奏形土器とあかやき土器の台付郭が数点と極めて少ない。

このほか西隅の埋土下位から床面にかけて20～ 30cm前後の礫が10個 ほどまとまって出土してお り、 SXW

28に 関連したものか廃棄かは判断が付きかねた。

S160竪穴住居跡 (第65図、遺物図版11・ 12・ 62・ 80、 写真図版41・ 218。 250。 272。 311)

E区緑 7区の北部東斜面中腹、ⅦB-12・ 13tグ リッドに位置し、検出面はⅢ層上面である。検出状況と

してはⅢ層黒褐色土面で褐色土の不整な落ち込みを認めたものだが、プランが不明瞭であったため、地形に

合わせたベル トを設定して精査を開始した。精査過程において床面でカマ ドAを検出したため、竪穴住居跡
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0      50cm

S159カ マ ド
ユ 10YR3/4(暗 IB)し まりやや有

粘性有、黄粘■ 焼土粒多量
2.iOYR3/3(暗褐)し まり弱、猫性有

黄褐色土少量
3 10YR2/3(黒褐)し まり弱、粘佳有
4 10YR3/4(暗褐)し まりやや有、粘性有
5 とOYR7/8(責 澄)堅くしまる、粘性無

焼主粒微量
6.10YR2/3(黒褐)し まり弱、粘性有

焼土プロック少量
7 10YR3/1(黒褐)し まり弱、粘性有
8 75WRツ 6(明褐)し まり有、粘性無

焼土プロック・決化物少量
9 5YR5/3(明 赤褐)燃焼部焼土
10 ■5YR3/1(黒 褐)し まり 粘性有

炭化物 焼土粒微最、魅床

|。

A H=331m

0                             2m

S159
1 10YR3/4(暗褐)し まり有、粘性やや有
2 10YR2/3(黒褐)し まり 粘性有、少礫多量
3 10YR2/2(黒褐)し まり 粘性有
4 10YR3/4(暗褐)し まりやや有、粘性有
5 10YR2/3(黒褐)し まり 粘性有
6 10YR2/1(黒 )し まり有 粘牲やや有
7 107R2/ユ (黒)し まりやや有、粘性有
8 10YR2/3(黒褐)し まり 粘性有
9 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性有、マサ土多量
10 111YR"8(黒 褐)堅くしまる、粘性有
H lllYRν 4(暗褐)し まりやや有、粘性有、炭化物多量
12 10YR2/3(黒 褐)竪くしまる、粘性やや有、マサ土多量
13 10YR3/2(黒 褐)し まり 粘性有
14 10YR4/4(褐 )竪 くしまる、粘性やや有
15 10YR6/4(1こぶい責橙)し まりやや有、粘性無、砂質
16 10YR3/2(黒 褐)し まり有、粘性やや有
17 111YR2/3(黒褐)し まり'粘性有、マサー土少量
18.10YR3/3(暗 褐)堅くしまる、粘性やや有、マサ土多量
19 111Y炒ン2(黒褐)し まり 粘性有
211 111YR4/4(褐 )し まり 粘性有
21 10Y磁/1(黒 )し まりやや有、粘性有
形 10YR3/4(暗褐)し まりやや有、粘性有
23_10YRI″1(黒 )炭化物
24 10YR3/4(暗網)し まり 粘性やや有、マサ土少量
25.10YR2/1(黒)し まり 粘性有
26.10YR3/4(HtB)し まりやや有、粘善有、黒ボク土多量

SXW28
1,10YR3/4(暗褐)し まり 粘性有
2.10YR3/2(黒褐)し まりやや有、粘性有、炭 鍛造副片大量
3.10YR17/1(黒 )し まりやや有、粘性右、炭 鍛造剥片大量
4 10YR17/1(黒 )し まりやや有、粘性有、炭 鍛造剥片多量
5 5YR5//8(明 赤褐)焼土
6 5YR7/2(明 褐灰)還元部
7,75YR7/8(黄 澄)還元中性化
8.25YRν l(黒褐)還元むしやき

SXW28 Kl
l_10YR2/2(黒褐)し まり 粘性有、小鍛治津多量、黄粘土混入
2.lσrR″る (黒褐)し まり 粘性有

SXW28

」生 H‐ 3ユθm

E H_319m        F

0            50cm

第64図 S159竪穴住居跡 。SXW28鉄生産関連炉跡

B
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と判明したが、北西壁の観察でさらにカマ ドBを検出したもので、残存状況からカマ ドの造 り替えと判断し

た。平面形・規模は、北東壁の開口部ではかなり崩落しているが、等高線と平行する北西一南東に長軸方向

となる長軸約3.8m、 短軸約3.2mの隅丸長方形を呈する。主軸方位は長軸方向と一致し、床面積は約8.1ど を

測る。壁は外傾 して立ち上が り、北東壁の上半は崩落によりかなり外傾する。壁高は山側北東壁で最大約

120cmか ら谷側壁の約30cmと 低 くなる。埋土はおよそ20層 に細分されるが、上位に人為的堆積 と思われる

褐色土、下位は流入と崩落によるマサ土混じりの黒色土の自然堆積で、中位では廃棄と思われる鉄生産関連

遺物をやや多 く含む部分的な褐色系土が認められた。床面は概ね平坦で堅締、南西谷側には貼床が施されて

いた。床面施設は配置から主柱穴と思われる 3本を検出した。

カマ ドAは、山側南東壁の東側に付設されていたが、本体部は遺存状態が悪 く、袖位置に小ピット4基 と

燃焼部焼土を検出したのみで、袖芯材には石を使用 したものと考えられる。焼土は径約40cmの略円形で厚

さ5cmほ どが火熱により赤色変化 していた。煙道は奥行き約120cm、 径約30cmの到 り貫き式で、外側に向

かって下 り勾配となって煙出しよりも奥まで掘 り込まれていた。煙だしピットは径約50cmの略円形で、深

さ約100cmを測る。カマ ドBは、Aと 姑称位置の北西壁の西側に付設され、煙道と煙出しのみ残存していた。

煙道は奥行き約130cm、 径約30cmの到 り貫き式で、外側に向かって緩い下 り勾配となっていた。煙だしピ

ットは径約35cmの円形で、深さ約80cmを 測る。

遺物はやや多 くすべて埋土中から出土した。土器は、土師器の奏形土器片が少量、郭形土器 4個体分、台

付郭片数点、須恵器の奏形土器片 2点が出土し、形状をおよそ把握できた復元個体は郭形土器 3点 (108。

111・ 112)である。羽日は破片約20点、石製品はカマ ドA埋土中から砥石 1点 (41)、 鍛冶津類は約10kg、 鉄

塊系遺物は 3個が出土した。

S161竪穴住居跡 (第66図、遺物図版12・ 83'118、 写真図版45'218・ 272・ 301)

E区緑 7区の南部東斜面中腹、ⅦC-15。 16dグ リッドに位置し、検出面はⅢ・Ⅳ層上面である。当初の検

出プランは、長軸が等高線と平行する他の重複建替えが繰 り返された遺構と類似したことから何棟かの重複

を想定し、等高線と平行及び直行するベル トを各 2本設定して精査を開始した。精査の結果、東山側はⅣ層

の縁辺をプランと勘違いしたものであり、床面でカマ ドを検出したことから竪穴住居跡と判明したものであ

る。南側には S K 149が接するが、直接の切 りあいがなく、新旧関係は不明である。平面形・規模は西谷側が

崩落により消失して全容は不明だが、長軸方向が南北の長軸約 3m、 短軸約2.5mの隅丸長方形と推定され

る。主軸方位は東西、床面積は約9∬である。遺存する壁は鋭角的に外傾 して立ち上が り、壁高は山側東壁

の最大約50cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋土は黒色土を主体 とする 7層に細分され、全体的に炭化物と

焼土粒を多 く含み、床上には建築材であったと思われる炭化材を含む炭化物層が認められた。床面はⅣ層上

面で止まり、およそ平坦で比較的堅締、中央部分では堅くしまった焼土の広が りが認められるなどの状況か

ら焼失住居と思われる。炭化材は分析の結果、クリが多 く一部タモも混じると判明した。床面施設は検出さ

れなかった。

カマ ドは東壁の南側に付設され、本体天丼部が崩落しているが遺存状態は比較的良好である。右袖部は芯

材として20～ 30cm大の石 2個が設置され、全体的には黄褐色粘土で構築されていた。燃焼部は60× 50cmの

楕円形で、深さ約5cmほ どに掘 り込まれ、底部は火熱により30× 20cmほ どの楕円形で、厚さ3cmほ どが赤

色変化 していた。煙道は奥行き約90cm、 幅約40cmの掘 り込み式と推定され、外側に向かい上 り勾配となっ

ている。煙出しピットは煙道よりも深 く掘 りこまれ、径約35cm、 深さは約50cmを 測る。

遺物は埋上下位及び床面から出土し、土器は土師器の甕形土器が 4個体分と、須恵器の壼形土器片が 2点
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A H_348m

日

田

01

S160
1 10YR4/3(1こ ぶい黄掲)し まり有、 ・粘性やや有
2 10YR2/2(黒褐)しまり 粘性有
3 10YR2/3(黒褐)し まり 粘性有、炭化物少量
4 10YR5/3(に ぶい黄褐)しまりやや有、粘性有
5.10YR2/3(黒 褐)し まり強、粘性有
6 10YR3/2(黒 褐)し まり強、粘性やや有、マサ土多量
7.10YR3/2(黒 褐)し まり 粘性有
8 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり'粘性有
9,10YR4/4(褐 )しまり強、粘性やや有、マサ土多量
10.10YR3/3(暗 褐)しまりやや有、粘性有
11.10YR3/3(暗 褐)しまりやや有、粘性有
12.10YR3/3(暗 褐)しまり・粘性有
13.10YR3/4(暗 褐)しまり有、粘性やや有、マサ土多量
14.10YR3/3(暗 褐)しまりやや有、粘性有

S160カ マ ドA° |

0                 2m

S160カ マ ドA
l 10YR3//3(暗 褐)しまりやや有、粘性有
2.10YR2/2(黒褐)しまりやや有、粘性有

黄褐色土多量
3 10YR3/3(暗褐)しまり弱、粘性やや有
4.10YRン3(黒褐)しまり弱、粘性有
5 10YR3/4(暗褐)しまり弱、粘性有
6 イ「JYR4/6(褐 )しまり・粘性有

焼土プロック少量
7 10YR3/4(暗褐)し まり・粘性有

褐色土プロック少量
8 ■5YR5/8(明褐)しまり強、粘性無

1&鶏究t盟奈糧;1燃焼部焼土
11 10YR3/4(暗 褐)しまり強、粘性有、賄床

引
″

黄褐色上、炭化物微量
10YR2/3(黒褐)しまり・粘性有、地山プロック徴量
10YRy3(暗 褐)しまり。粘性有
10YR4/6(褐)しまり有、粘性やや有
炭化物微量、マサ土多量
10YR5/6(黄褐)し まり強、粘性有、マサ土多量
10YR2/2(黒褐)しまりやや有、粘性有
10YR3/4(暗褐)し まり・粘性有
10YR4/4(褐)し まり弱、粘性有
10YR2/2(黒褐)し まりやや有、粘性強
10YR3/4(暗褐)しまり 粘性有、貼床

S160カ マ ドB
aH‐

344m

S160カ マ ドB
l 10YR2/2(黒 褐)し まりやや有、粘性有、黄掲色土少量
2 10YR3/4(暗褐)し まり 粘性有、黄褐色土 炭化物・焼土多量
3 10YR2/3(黒褐)し まり・粘性やや有
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第65図 S160竪 穴住居跡
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A H=367m

S161カ マ ド

S161
1.10YR3/3(暗 掲)しまり・粘性やや有、炭化物微量
2.10YR3/3(暗褐)しまり・粘性やや有

黄褐色土プロック 焼土ブロック・災化物少量
3.75YR2/1(黒 )しまり・粘性やや有

黄褐色土プロック 炭化物多量
4.10YR2/3(黒褐)しまり 粘性有、炭化物・焼土微量
5。 10YR1 7/1(黒 )しまりやや有、粘性無、炭化物層
6.ЮYR3/2(黒 褐)しまり 粘性やや有
7.10YR3/4(暗褐)しまり 粘性有

S161カ マ ド
1.10YR4/4(褐 )し まり,粘性やや有
2 10YR3/4(暗褐)しまり・粘性有、炭・焼土粒少量
3.10YR6/6(明 黄褐)堅 くしまる、粘性有
4 ユOYR2/3(黒 褐)しまり,粘性有、炭粒少量
5.10YR3/4(暗褐)し まり 粘性有、黄褐色土・焼土微量
6 10YR3/4(暗褐)しまり・粘性有、南側に黄粘土多量
7.10YR3/4(暗褐)しまり・粘性有
8.10YR4/3(に ぶい黄褐)しまりやや有、粘性有、黄褐土・焼土多量
9.75YR5/6(明褐)し まり'粘性有、黄粘土と焼土が混じったもの

10.10YR3/3(暗 褐)し まりやや有、粘性有
11 10YR2/3(黒 褐)し まりやや有、粘性有、炭池少量
12.10YR2/3(黒 褐)し まり・粘性有
13.5YR5/8(明 赤渇)堅くしまる、粘性無、暗褐色土混入

天丼の内壁の崩落土
14.5YR3/6(暗 赤褐)しまり弱、粘性やや有

暗褐色上に焼上が混 じったもの
15.仏 5YR5/8(明 褐)し まり有、粘性無、黄褐色土・焼土粒少量
16 5YR5/8(明 赤褐)堅 くしまる、粘性弱、焼土
17.76YR5/8(明褐)しまり有、粘性やや有、黄褐色土 焼土粒少量
18 ■5YR4/4(褐 )し まり。粘性有、焼土プロック多量
19.10YR5お (黄褐)し まり極めて有、粘性有、カマ ド構築土
20.5YR4/8(赤褐)燃焼部焼土、カマ ド内璧焼土
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第66図 S161竪穴住居跡
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で、形状をおよそ把握できた復元個体は土師器の甕形土器 2点 (■ 4・ 115)である。このほか羽口片 7点、

砥石 1点 (42)、 鉄製品の鉄鐸 1点 (27)、 鍛冶津類約 l kg、 鉄塊系遺物 1個が出土した。また北東隅から炭

化 したケヤキの木製椀 (RCl)と 思われるものが出土したが、取 り上げは適わなかった。

SX 107工房跡・S X W24鉄 生産関連炉跡、S162竪穴住居跡・S X W26鉄生産関連炉跡

(第67・ 68図、遺物図版13・ 14・ 62・ 64・ 83、 写真図版46・ 47・ 218・ 219。 250・ 251・ 262・ 273・ 312・ 313)

E区緑 7区の中央部東斜面下位、ⅦC-13bグリッドに位置し、検出面はⅢ層上面である。検出当初は 2

mほ どの不整な褐色土プランとその谷側下方に一部途切れる馬蹄形で周堤状を呈する炉跡 (S XW24)を 確

認したものであり、炉跡周囲では鉄生産関連遺物が出土することから鍛冶工房跡 (S X 107)と 考え精査を

開始した。床面がⅢ層黒色土中にあったため見極めが難しく、谷側の炉跡付近から山側に向かって掘 り進め

たところマサ土の壁を確認し、さらにこの下位の黒色土を埋土とする遺構の存在が伺われた。精査の結果、

S162'S X W26を 検出したものだが、断面の観察からS XW261ま 2時期あり、 S162カ マ ドとS XW26の

残存状況から、当初 S XW26Cを伴う工房跡として構築使用されたものが、貼床をしてS XW26Aを伴うS

162に改築したものと思われる。また位置的にS X 118と 重複するが平成10年度の試掘 トレンチのため新旧

関係は不明である。

S X 107の 平面形・規模は、山側東壁上位と谷側が崩落しているが、長軸が等高線と平行する南北にあり、

長軸約4.5m、 短軸約4mの歪な隅九長方形を呈し、床面積は約12.4だ を測る。壁は外傾 して立ち上が り、山

側東壁上位では崩落によりさらに外反していた。壁高は山側の最大約120cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋

土は上位の褐色系土と下位の黒色土に大別される流入と崩落による自然堆積である。床面はⅢ層黒色土中に

あり、概ね平坦で堅締であった。床面施設としてはS xw24が検出され、平面形は床中央側が開き、対極で

一部途切れる馬蹄形の周堤状を呈 し、規模は長軸約135cm、 短軸約80cm、 周堤の幅は約15cm、 高さ約5cm

を測る。周堤上と内側は全体的に火熱により弱 く赤色変化した焼土となっており、状況からほぼ現況を留め

ていると思われる。収集土からは鍛造剥片は抽出されなかったが、形態及び他の鉄生産関連遺物の出土から

鍛冶工房と判断した。

遺物はほとんど埋土下位から出土し、土器は土師器の発形土器片が少量と、郭形土器片数点、須恵器の奏

形土器片 2点で、形状を把握できた復元個体はない。このほか羽口がほぼ完形の 1点 (50)を含む 5個体と

破片11点、鍛冶滓類約45kg、 鉄塊系遺物 2個、それと炉壁が少量出土した。

S162の平面形・規模は、およそ一辺約3.5mほ どの歪な隅丸方形を呈し、主軸方位は南―北、床面積は約

9ど を測る。壁は山側の上位はS X 1071こ よって不明だが、遺存部分は外傾して立ち上がる。壁高は山側の

最大約110cmか ら谷側で約40cmと 低 くなる。埋土は10層 に細分される黒色系土を主体とする人為的堆積で、

中位には鉄生産関連遺物を多 く含む廃棄と思われる黄褐色系土が存在する。床面は全体的に黒色土で貼

床されていたが、掘 り下げ中には床面を把握できず、ベル ト下に残ったS XW26Aの 一部を除き、下位の

工房床まで掘 り進めたため床面の状態は不明である。床面施設としては中央にS XW26Aと この北側に隣接

して付属すると考えられるPl柱穴状ピットが検出された。 S XW26AについてはS XW26Cと 併せて後述

する。

カマ ドは北壁の東側に付設され、本体部は上記のとおり掘 り下げたため全容は不明であるが、袖部には芯

材としておよそ20cm大 の石 3個が遺存 し、燃焼部は火熱により厚さ約3cmほ どが赤色変イとしていた。煙道

は奥行き約130cm、 径約40cmの到 り貫き式で、外側に向かって緩い下 り勾配で煙出しよりも奥まで掘 り込

まれていた。煙出しピットは径約40cmの略円形で、推定される深さは約110cmである。
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S162・ SXW26 ∩
|

ヘ
SX107
1 10YR5/4(にぶい黄褐)し まり有、粘性弱

マサ土プロック少量
2 10YR4/4(褐)しまりやや有、粘性有

炭化物微量
3 10YR3/3(暗褐)しまり有、粘性やや有
4.10YR2/2(黒褐)しまり 粘性有

S162
5,10YR3/4(暗褐)し まりやや有、粘性有
6.ユOYR2/3(黒 褐)し まり '粘性やや有
7.10YRγ8(明 黄褐)し まり無、粘性弱
8.ユOYR4/4(掲 )し まり弱、粘性やや有
9.10YR3/4(暗褐)し まり・粘性やや有
10 10YR6/8(明 黄褐)し まり無、粘性弱
11 10YR2/2(黒 褐)し まり 粘性やや有
12 10YR2/2(黒 掲)しまり'粘性やや有
13.10YR4/6(褐 )し まり有、粘性やや有
14 10YR2/3(黒 褐)し まり'粘性有、炭化物多量

焼土ブロック微量、貼床
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第67図 S162竪穴住居跡 。S�07工房跡 。SXW24・ 26鉄生産関連炉跡 (1)
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S162カマド 。
|

生Hi3mm

S162カ マ ド
1.10YR5/4(1こ ぶい黄褐)し まり弱、粘性有
2 10YR3/3(暗褐)し まり弱、粘性有
3.10YR6/6(明黄掲)し まり弱、粘性有
4.10YR3/3(暗褐)し まり弱、粘性有

責褐色土少量
5,10YR2/3(黒褐)し まり弱、粘性有
6.10YR3/2(黒褐)し まり弱、粘性有
7.10YR7/8(黄橙)し まり弱、粘性有
8 10YR2/3(黒褐)し まり弱、粘性有
9 1oYR7/8(黄橙)し まり強、粘性無
10 111YR3/3(暗 褐)し まり。粘性中
11 10YR2/3(黒 褐)し まり中、粘性有

責褐色土多量
12 10YR2/3(黒 褐)し まり強、粘性やや有

焼土プロック多量
13.10YR″ 8(黄橙)し まり中、粘性有

炭化物・焼土プロック 黒ボク土多量
14 10YR3/3(暗 褐)し まり強、粘性弱
15,10YRν 6(明 黄褐)し まり弱、粘性有
16.10YR″ 2(黒褐)し まり中、粘性有
17.10YR3/4(暗 褐)し まり強、粘性弱
18.10YR3浴 (暗褐)し まり強、粘性弱
19,10YR3/4(暗 褐)し まり・粘性有
20.10YR5/8(黄 褐)し まり有、粘性やや有
21.10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり有、粘性やや有
22.10YR6/8(明 黄褐)し まり ,粘性やや有
231 10YR5//8(黄褐)し まり強、粘性無
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SXW26A・ C

EH_327m

SXW26A
l.10YR2/3(黒褐)しまり。粘性やや有
2.10YR17/1(黒)し まり有、粘性やや有

炭化物層
3.25Y7/1(灰 自)しまり有、粘性無、灰
4 10YR2/3(黒褐)しまり有、粘性強

:養落融1畜曇三
7.10YR2/1(黒)しまり有、粘性やや有

炭化物少量
3.10YR4/6(褐)し まり,粘性やや有

SXW26C
9,10YR3れ (暗褐)しまり 粘性有
10.10YR2/2(黒 褐)しまり強、粘性有

炭化物少量
4 10YR2//2(黒 褐)し まり強、粘性やや有
12.25Y6/1(黄灰)し まり有、粘性無
13 10YR17/1(黒 )しまり強、粘性無

還元 (蒸 し焼き)

14,10YR2/2(黒 褐)しまり強、粘性有
灰 砂鉄混じる

15,10YR17/1(黒 )砂鉄

|||1砂 鉄

騒踵圏灰

第68図  Si62竪 穴住居跡 。SX107工房跡・SXW24・ 26鉄生産関連炉跡 (2)
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S X W26は、上記のとお り掘 り下げた結果、床中央で多量の鍛造剥片と径 lcm以下の粒状鍛冶津や炭化

物の広がりを視認し、断面ベル トの観察から改築した床面が確認されたもので、A炉 とAPllこついてはベ

ル ト下部分のみの検出となってしまった。残存部分が少ないため平面形・規模は不明だが、C炉跡の上位に

鍛造剥片を多量に含む窪み (精査時A炉 )、 これとA Plの 間に底面が堅 く締まった炭化物層の窪み (精査時

B炉)が存在 し、弱い還元の蒸焼状態と推測された。APllま 浅い窪みと底面で灰を検出したもので、他の

鍛練鍛冶炉との汁比から記載順に鉄砧石の設置穴 (元 A)、 炉跡 (元 B)、 輔関連ピット(APl)と 推定され

る。C炉跡は、端部が丸い幅広の弓なり状のプランとして検出したもので、全体的な平面形・規模は長軸約

120cm、 短軸約45cmの 略楕円形で、深さ約 5cm以下の溝状を呈し、中央北寄 りには径約30cm、 深さ約 3

cmの幅鉢状の底面が堅く締まった弱い遠元の蒸焼状態が検出され、南端部は35× 25cmの楕円形で、深さ約

15cmの P3、 この東側に隣接する35× 15cm、 深さ約 3cmの浅いP2、 北端部は40× 30cmの略円形で、深

さ約10cmの鍋形を呈し、下位に貯蔵と思われる砂鉄溜 りのあるPlがあり、形態的には他の鍛冶炉跡と異

質ではあるが、構造の姑比からは中央部が炉跡、 P2・ 3が鉄砧石の設置穴、Plは輔関連あるいは操業時

に何 らかの目的で使用した砂鉄の貯蔵穴と考えられる。

遺物はほとんど埋土中の廃棄土から出土し、土器は土師器の郭形土器 1個体 (119)の ほかは養形及び郭形

土器片が数点、不明鉄製品が 2点、羽口片が約20点、要石 (鉄砧石)1点、大量に廃棄された復元不可能な

炉壁片と鍛冶津類約10kg、 鉄塊系遺物 1個、それとS XW26A・ Cか ら多量の鍛造剥片と少量の粒状津が出

上した。

S163竪穴住居跡 (第69図、遺物図版12・ 62、 写真図版48・ 218・ 250。 311)

E区緑 7区の北部東斜面中腹、ⅦB-9・ 10qグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。平面形は等高

線と平行する北西一南東が長軸方向のおよそ隅丸長方形を呈し、規模は長軸約 4m、 短軸約1.5m、 床面積は

約4.3∬ を測る。主軸方位はN-45° 一Eである。遺存する壁は鋭角的に外傾 して立ち上が り、壁高は山側

北東壁で最大約60cmか ら谷側の約10cmと低 くなる。埋土は 5層からなる流入と崩落による黒色土とマサ土

の自然堆積である。床面はおよそ平坦で堅締、床面施設は検出されなかった。

カマ ドは山側北東壁の南側に付設され、一部本体天丼部も残 り、遺存状態は良好である。本体部は、袖部

に芯材としてコブシ大から長さ20cmほ どの礫を用い、天丼部の架構に長さ50cmほ どの亜角礫 1個を組み、

黄褐色粘土で構築されていた。燃焼部は幾分掘 り込まれ、底部には火熟による広が り、厚さとも微少な赤色

変化 した焼土が確認された。煙道は奥行き約140cm、 径約30cmの到 り貫き式で、ほぼ水平に掘 り込まれ、

煙だしピットは径約30cmの略円形で深さ約110cmを 測る。本遺構は規模からみて、一般的な竪穴住居跡と

いうよりも炊事のみを行った厨房施設的な可能性が高いと思われる。

遺物は土師器の奏形土器片と須恵器の奏形土器片が埋土中から少量、羽回はカマ ド煙道から1点 (28)と

埋土中から破片約10点、磨石片 1点、鍛冶津類約1lkgが 出土した。

S191A・ B竪穴住居跡 (第70'71図 、遺物図版15・ 58・ 64・ 83・ 84、 写真図版49・ 220・ 247・ 251・ 273)

E区緑 8区の北部東斜面上位、ⅦB-18q・ rグ リッドに位置し、重機道によって掘削されたⅥ層中で検

出した。検出当初、マサ土を多 く含むV層起源と思われる黄褐色系土の方形プランと煙道 (A)を確認して

精査を開始したが、掘り下げ段階でも埋土が全体的に人為的な黄褐色系土ということもあって貼床土と判別

できずに 1棟 と考えていたが、精査過程でカマド(B)を検出したことと断面観察の結果、同程度の規模で

竪穴住居跡を改築したものと判断した。また本遺構はS192、 S XW34・ 66、 S W87、 S K209と 重複し、切

り合い状況から確認した新旧関係は (新)S W87→ S XW34・ 66→ S K209→ S191(古 )だが、S192につい
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ては重機道に著しく削平されており不明である。

S191Aは、上記とおり掘 り下げたためベル ト残存部からの推定となるが、平面形・規模は一辺およそ3.5

mほ どの隅丸略方形と推定され、主軸方位はN-30° 一W、 床面積は推定約12だである。壁は外傾して立ち

上が り、壁高は最大約30cmが残る。埋土は11層 に細分されるが、全体的にマサ土を多 く含む黄褐色系上の

人為堆積である。床面及び床面施設は掘削したため不明である。

カマ ドAは北西壁のほぼ中央に付設されていたが、重機道によって削平され、煙道と煙出しが残るのみで

ある。煙道は奥行き約120cm、 幅約35cmで到 り貫き式か掘 り込み式かは不明である。煙だしピットは煙道

先端部の谷側にずれており、径約25cm、 深さ約20cmが残る。

S191Bは 、谷側が崩落により消失しているが、遺存状態は比較的良好で、平面形は長軸が等高線と平

行する南北方向の隅丸長方形を呈 し、規模は長軸約 4m、 短軸約3.5mを 測る。主軸方位はN-30° 一W、

床面積は約12.7∬である。残存する壁はほぼ垂直に立ち上が り、壁高は山側北東壁の最大約50cmか ら谷側

に向かい低 くなる。埋土は6層 に細分されるが、全体的にマサ土を多 く含む黄褐色系上の人為堆積であり、

A住居の貼床上である。床面は平坦で堅締、およそ谷側の半分に貼床が施されていた。床面施設としては南

隅にKl土坑 1基 と中央付近に地床炉 A・ Bの 2基、山側の壁際を半周する幅約10cm、 深さ約5cmの壁溝が

検出された。Klの平面形・規模は開口部径約50cmの 円形で、深さ約25cmの鍋形を呈し、埋土は褐色土単

層の人為的堆積である。地床炉 A・ Bは共に40cmほ どの不整形で、厚さ約 3cmほ どが火熱により赤色変化

した焼上である。

カマ ドBは北西壁の中央やや東寄 りに付設され、本体天丼部は消失していたが、袖部は架構・芯材として

石や土器などは認められないが、抜き取 りの小ピットが 4基検出され、黄褐色土で構築されていた。燃焼部

はおよそ平坦で、火熱により40× 30cmほ どの不整形で、厚さ5cmほ どに赤色変化 した焼土が確認された。

煙道は奥行き約130cm、 径約30cmの割 り貫き式で、外側に向かい下 り勾配である。煙出しピットは、径約

30cmの略円形で深さは煙道よりも深 く約50cmが残る。

遺物はほとんど埋土中から出上し、土器は土師器の奏形土器片と必形土器片が少量と須恵器の奏形土器片

1点 (159)、 南側の壁溝上から支脚 1点 (6)と カマ ドから羽日 1点 (54)、 埋土中から砥石 2点 (48・ 49)、

要石 1点 (47)、 カマ ドから磨石 1点 (46)と鍛冶津類が少量出土した。

S192竪穴住居跡 (第71図、遺物図版84、 写真図版50・ 273)

E区緑 8区の北部東斜面上位、ⅦB-18Qグ リッド杭を中心に位置し、重機道で掘肖Jさ れたⅥ層中で検出

した。検出時の状況としては、全体的に重機道に削平されたためプランは不明で、山側東壁の一部と2mほ

どの不整な落ち込みを確認し、精査過程でカマ ド煙道を検出したことで竪穴住居跡と判明したものである。

平面形・規模は掘肖Jさ れ不明だが、東壁の残部とカマ ドの位置、及び只占床残部の範囲から長軸が等高線と平

行するおよそ南―北にある長軸 5m前後、短軸2.5m前後の隅丸長方形と推定され、主軸方位はN-60° 一

E、 床面積は約12だ と推定される。北隅を除き、東壁はカマ ドとの位置関係から本遺構に伴うものか重機の

爪痕か疑問も残るが、残存部ではかなり外傾 して立ち上が り、壁高は最大約30cmが残る。埋土は北隅の一

部に褐色土単層と壁際溝跡にⅥ層起源の自然堆積土が僅かに残るのみである。床面及び床面施設は掘削した

ため不明であるが、南側には貼床が施されていた。

カマ ドは東壁の南側に付設されていたが、重機道によって削平され、煙道と煙出しが残るのみである。煙

道は奥行き約110cm、 幅約20cmの 制 り貫き式で、外側に向かい下 り勾配である。煙出しピットは、径約

30cmの 略円形で深さ約60cmが残る。
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l.10YR4/6僻謝 しまりやや有

粘性無、砂質、炭化物微量
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A H_489m

S191 B ttB

eH‐484m   上

S191炉B 2
1 5YR4/6(赤褐)強い焼土
2.5YR3/4(にぶい赤褐)弱い焼土

0             50cm

S191カ マ ドA
l 10YR4/4(掲 )しまり極めて有、粘性有
2.10YR4/3(に ぶい責褐)し まり極めて有、粘性やや有、やや砂質

黄褐土プロック・マサ土プロック微量
3.10YR3/4(暗褐)し まり極めて有、粘性やや有、やや砂質、庚化物微量
4.10YR2/2(黒褐)し まり極めて有、粘性有、炭化物少量

S191カ マ ドB
I.10YR5/4(1こ ぶい黄4FJ)し まり極めて有、粘性やや有
2.10YR4/6(褐)し まり極めて有、粘性やや有、黄褐土プロック少量
3,75YR4/4(褐 )しまり極めて有、粘性有、弱い焼土化
4.10YR5/3(に ぶい責褐)し まり 粘性やや有
5,75YR4/3(褐 )し まりやや有、粘性有、焼土プロック微量
6 10YR4/4(褐)しまりやや有、粘性有、焼土粒を微量含む
7.10YR5/6(黄褐)しまり種めて有、粘性有
8 10YR4/6(褐)しまり極めて有、粘性有
9.5YR4/6(赤褐)カ マ ド内整焼上の崩落土
10.10YR5/6(黄 褐)しまり極めて有、粘性有
11.10YR4/6(褐 )し まり極めて有、粘性有、黄褐土混じる
12.10YR5/3(1こ ぶい黄褐)しまり'粘性やや有
13.75YR4/6(褐 )しまり 粘性有
14.5YR5れ (にぶい赤褐)燃焼部雄土

0                2m

S191A
l.10YR5/6(黄 褐)し まり極めて有、粘性有
2.10YR4/6(褐)し まり極めて有、粘性やや有、

炭化物微量
3.10YR5/3(に ぶい黄褐)しまり極めて有、粘性無、

砂質、マサ土少量
4.10YR7/2(に パい黄橙)しまり極めて有、粘性無、

マサ土多量
5.10YR5/4(1こ ぶい黄褐)しまり極めて有、粘性やや有

マサ土少量
6.10YR5/3(に ぶい黄褐)しまり極めて有、粘性無

砂質、マサ土少量
7.ЮYRb/4(に ぶい黄褐)しまり極めて有、粘性やや有

マサ土少量
8.10Y馳/3(にぶい責褐)し まり極めて有、粘性無

黒ボク土・マサ土混 じる
9 10YR4/4(褐 )しまり極めて有、粘性やや有

マサ土微量
ユ0.10YR5/8(黄褐)しまり有、粘性無、砂質
11.10YR4/6(褐 )しまり極めて有、粘性やや有

炭化物微量

S191B
12 10YR4/6(褐 )しまり極めて有、粘性無、砂質
13.10YR4/4(褐 )しまり有、粘性やや有、やや砂質
14 10「 rR5/4(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無、砂質 (周溝)

15.5YR5/6(赤 褐)炉 A焼土
16 10YR5/8(責 褐)しまり種めて有、粘性有
17 10YR4/6(褐 )しまり極めて有、粘性無

マサ土少量
18 10YR6/3(に ぶい黄橙)し まり極めて有

粘性無、マサ土多量
19 10YR4/6(褐 )し まり極めて有、粘性やや有

マサ土少量

貼床

第70図  S191竪 穴住居跡 (1)
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S191 カマ ドB
l.10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり極めて有、粘性やや有
2 10YR4/6(褐 )し まり極めて有、粘性やや有、

黄褐土プロック少量
3 75YR4れ (褐)しまり極めて有、粘性有、

弱い焼土化
4 10YRν 3(にぶい黄褐)し まり 粘性やや有
5,7斑R4/3(褐 )しまりやや有、粘性有、

焼土プロック微量
10YR4/4(褐)し まりやや有、粘性有、焼土粒を微量
10YR5/6(責褐)し まり極めて有、粘性有
10YR4/6(褐 )しまり極めて有、粘性有
5YR4/6(赤 褐)カ マ ド内壁焼上の崩落土
10YR5/6(赤掲)し まり極めて有、粘性有
10YR4/6(褐)しまり極めて有、粘性有、
黄褐上が混 じる

12 111YRV3(に ぶい黄褐)し まり・粘性やや有
13 75YR4/6(掲)しまり・粘性有
14.5YRF./4(に ぶい赤褐)熱焼部焼土

S191 カマ ドA
l 10YR4/4(褐 )し まり極めて有、粘性有
2.10YR4/3(に ぶい黄褐)しまり極めて有、粘性やや有、

やや砂質、黄褐土ブロック・マサ土プロック微量
3 10YR3れ (暗褐)しまり極めて有、粘性やや有、

やや砂質、炭化物徴量
4.10YR2/2(黒 褐)しまり極めて有、粘性有、炭化物少量

S192カマ ド

望生 H‐488m

SD2 カマ ド
1.10YRν 3(|こ ぶい黄橙)しまり有、粘性無、マサ土多量
2.10YR4/6(褐 )しまり極めて有、粘性やや有
3.10YR3/3(暗褐)し まり,粘性有、焼土粒微量

６
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0      50clll

S192

S192
1.10YR4/3(に ぶい黄褐)

しまり極めて有、粘性やや有
2.25YR6/3(に ぶい黄)

しまり極めて有、粘性無、砂質
3.10YR5/3(に ぶい黄褐)しまり極めて有

粘性無、マサ土少量
4 75YR4/6(褐 )しまり極めて有

粘性有、焼土プロック少量
5 ユOYR3/3(暗 褐)～ 10YR7/3(にぶい黄褐)

しまり極めて有、粘性有
マサ土多量、炭化物微量、貼床

trll

o                2m
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遺物はすべて北隅埋土中から出土し、土器は土師器の奏形土器片と須恵器の甕形土器片が微量、羽口片数

点、砥石 2点 (50・ 51)、 刀子片 1点 と鍛冶津類が約1.5kg出 土した。              1/1ヽ 山内)

S X 109A工房跡iS XW23鉄生産関連炉跡、S X 109C工房跡・S X W42鉄生産関連炉跡、

S X 109B・ E工房跡、S i126A～ C竪穴住居跡

(第72～75図、遺物図版15。 16・ 65・ 84・ 85。 118'119、 写真図版51～ 54・ 220・ 252・ 262・ 263・ 274・ 301・ 313・ 314)

初年度当初は、緑 8区の急斜面地での試掘では遺構が検出されず、北東山側の斜面上位が未伐採地という

ことと重機道下ということもあって面的な調査は不要と判断していた部分であった。後に本遺構群の精査の

進行による状況変化から周辺の拡幅の必要が生じたが、調査全体の工程から初年度はA工房跡まで精査を終

了し、残 りは次年度に繰 り越すこととしたものである。初年度の検出状況としては、重機道下の緑 7区北東

縁辺斜面での検出作業時に、始めⅣ層と考えた褐色土上で焼土が数基検出され、またその周辺では鍛造剥片

が視認されたことから掘削された鍛冶炉の残存として精査を開始した。しかし、精査過程で焼土下の褐色土

から遺物が出土することが確認され、Ⅳ層ではなく、遺構が存在するものと考えられたため粗掘して拡幅し

たところ、等高線と平行する長軸の不鮮明なプランを検出した。同時進行となったが、精査が先行していた

S X 101等 の類似する状況を踏まえて、何棟かの重複を想定し、等高線と平行するベル ト1本をプランのほ

ぼ中央に、等高線と直行するベル トをプランを3等分する位置に 2本それぞれ設置し、精査を行った。しか

し、全体的に人為的な褐色から黄褐色系の埋土であったため、切 り合いを見るためにサブトレンチをいれた

が、床も重複の様子も理解できずに掘 り進めてしまい、その結果、A工房跡はS XW23周辺以外、B工房跡

は南側の半分、 C工房跡は南西部を掘 りあげてしまった。 (本多)

本遺構群はE区緑 8区の北端東斜面の微小な洞状地形のⅦB-15q・ rグ リッドを中心に位置し、検出面

はⅣ～Ⅵ層上面だが、すべて上下の重複関係にあり、精査過程で順次確認されたものである。断面観察と床

面や炉跡等の確認検出状況から、新旧関係は (新)S X 109AoS XW23→ S X 109B→ S X 109C・ SXW
42→ S X 109E→ S1126B→ S1126A→ S1126C→ S1125(古 )である。また位置的にS1127と 重複す

るが直接的な切 り合いがないため新旧関係は不明である。以下新旧順に記述する。

S X 109Aは 、上記のとおり大半が破壊されてしまい、また山側北東壁上位と谷側が崩落により消失し

ているため全容は不明だが、残存部分と断面ベル トの観察から平面形・規模は、長軸が等高線と平行する北

西一南東にあり、長軸約9.5m、 短軸 2～ lmほ どの山側が弓なりとなる歪な隅丸長方形を呈し、床面積は

約13だ と推定される。壁は外傾して立ち上がり、山側北東壁上位は崩落によりかなり外反していた。壁高は

山側の最大約50cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋土は上位の流入黒色土と下位の壁崩落のマサ土に大別さ

れる自然堆積である。残存する床面は概ね平坦だが、南端の山側は半円形に張 り出し、高低差約10cmの テ

ラス状となっていた。床面施設としては中央北よりにS XW23が残るのみである。

S X W23の平面形・規模は、掘削により南側の一部が消失したが、およそ径50cmほ どの略円形、深さ約

10cmの 鍋形を呈すると思われ、埋土は鍛造剥片を少量含む黒色土の単層である。底面は被熱により南東側

が中性化、中央が還元、北西側が蒸焼状態で堅く締まっていた。また下部構造としての掘 り込みはないが、

掘 り方下の全体は厚さ5cmほ どが火熱により赤色変化しており、炉構築前の湿気抜 きのためのものと思わ

れる。炉跡以外は確認できないため不確かではあるが、炉跡の上面周囲では多量の鍛造剥片が出土している

ことと炉跡の構造及び底面の状態から精錬及び鍛練を行った鍛冶炉の可能性が高いものと考えられる。

S X 109Bは 、上記のとおり南半部が破壊されてしまい、また谷側が崩落により消失しているため全容

は不明だが、残存部分と断面ベル トの観察から平面形・規模は、長軸が等高線と平行する北西一南東にあり、
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SX109A
l.10YR3/4(暗褐)し まり中、粘性弱、表土
2.10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり中～強、粘性弱
3.10YR8/6(黄橙)しまり強、粘性弱

SX109B
4 10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり極めて有、粘性無、砂質
5 10YR3/4(暗 褐)しまり極めて有、粘性無、砂質 炭化物微量
6.25Yν4(にぶい責)しまり極めて有、粘性無、砂質 マサ土多量
7 25Y5/3(黄 褐)し まり有、粘性無、砂質 マサ土少量
8.10YR4/3(に ぶい責褐)しまり極めて有、粘性無、砂質
9.10YR3/4(暗褐)し まり極めて有、粘性無、砂質 災化物微量
10.10YR3/1(黒 褐)し まり極めて有、粘性無、砂質 炭化物少量
H.ЮYR5/4(に ぶい黄褐)し まり極めて有、粘性無、砂質
12.10YR73(に ぶい黄褐)し まり有、粘性やや有
13.10YR4/6(禍 )しまり種めて有、粘性有、Ⅳ層起源の崩落土 P(SX109B埋 土)

14.10YR4れ (褐)しまり極めて有、粘性有、Ⅳ層起源の崩落土 ? lSXIl1911埋 上)

15,10YR4/6(褐 )しまり有、粘性やや有、炭化物を微量含む

SXIC19C
16.10YR3/3(暗 褐)しまり有、粘性やや有、炭化物を少量含む
17 7う Y酪/3(暗褐)しまり極めて有、粘性無、やや砂質
18 10YR3/2(黒 )し まり・粘性有、炭化物を微量含む
19 10YR4/4鶴 )し まり有、粘性無、砂質 マサ上が混じる

o                 2m

A_H_427m B“

第72図 S�09工房跡 (1)・ S1126竪穴住居跡 (2)

A'
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長軸約9.8m、 短軸2.5～ 1.5mほ どの中央が膨らむ隅九長方形を呈し、床面積は約17だ と推定される。遺存す

る壁は外傾 して立ち上が り、残存する壁高は山側の最大約40cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋土は12層 に

細分されるが、全体的にマサ土を含む褐色から責褐色系土の人為堆積である。床面は残存部では概ね平坦だ

が、南端の山側は方形状に張 り出し、高低差約10cmの テラス状となっていた。床面施設としては中央部の

山側と谷倶1で、いずれも40cmほ どの広が りで火熱による赤色変化が厚さ2cm以下と弱い焼土の地床炉 A・

2基を検出した。炉Aは初年度に検出した焼土うちの一つであり、この上面では鍛造剥片が出土していたこ

とから鍛冶工房跡の可能性が高い。

S X 109Cは 、上記のとお り南西部が破壊されてしまい、また谷側が崩落により消失しているため全容

は不明だが、残存部分から平面形・規模は、長軸が等高線と平行する北西―南東にあり、長軸約5,5m、 短軸

約2.5mほ どの隅丸長方形で、床面積は約11∬ と推定される。遺存する壁は外傾して立ち上が り、残存する

壁高は山側の最大約15cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋土は 4系土の人為的堆積と思われる。残存する床

面は概ね平坦で、堅締である。床面施設としては北西部の谷側にS X W42と 付属するKl土坑、この山側に

A炉 と中央にB炉の地床炉 2基が検出された。地床炉Aは、90× 60cmの不整形で火熱により厚さ約15cm、

地床炉Bは 140× 50～ 60cmの不整なダルマ形で火熟により厚さ約 8cmほ どが赤色変化 していたもので、堅

く焼き締まっていた。B炉の谷側部分は初年度に焼土として確認していたもので、周囲では鍛造剥片が採集

されていた。

S X W42は谷側が崩落して一部消失しているが、平面形・規模は、等高線と平行する長軸で開口部125×

75cm、 底部50× 40cmの 略楕円形を呈 し、壁は外傾して立ち上が り、山領Iの 中位には幅約10cmほ どの棚が

半周し、壁高は最大約20cmを測る鍋形を呈する。埋土は上位の人為的な褐色系土と下位の鍛造剥片や炭化

物を少量含む黒ボク系の自然堆積土に大別される。底面は谷側に緩い下 り勾配で、被熱により全体的に蒸焼

状態で部分的に遠元して堅 く締まっていた。またこの下位には長軸約110cm、 短軸約80cm、 深さ約5cmの

楕円形で鋼形の掘 り方が確認された。埋土は全体的に黒色系土で堅 く締まり、径 lcm前後の小鍛冶津粒が

多量に含まれ弱 く赤色変化しており、下部構造的掘 り方か、あるいは操業の繰 り返しによるものと考えられ

る。Kl土坑はS X W42の 山側に接し、平面形・規模は長軸約160cm、 短軸約80cmの精円形で、深さ約 5cm

ほどの浅い皿形を呈する。埋土は上位の人為的黄褐色土と下位の炭化物を多 く含む黒色土に大別される。 S

XW42と 連結する部分の両端には、径約20cmほ どの火熟により赤色変化 した部分が認められ、配置的にみ

てKlは輪座で焼上部分が羽回の装着痕跡と考えられる。配置・形態及び多量の鍛造剥片が出土しているこ

とから、精錬及び鍛練を行った鍛冶炉の可能性が高い。

遺物は、初年度分については重複を把握せずに取 り上げたため、A～ C工房跡のいずれに帰属するか不明

であるが、いずれにしても土器類は土師器の甕形及び郭形土器片が中袋一つ、須恵器の奏形土器片数点と形

状復元できた個体はなく、羽回はB床面とS X W42か ら各 1点 (60・ 61)と破片約100点 、炉壁片がBoC床

面とS X W42埋 土から数点、砥石 1点 と磨石 6点、不明鉄製品 6点、鍛冶津類はA坦土から約 8 kg、 B埋

土から約 6 kg、 C埋土から約 l kg、 S X W42及 びKlか ら約13kgの 総量約28kg出 土し、このほかA～ Cの

分別不可能な分が約37kgあ る。鉄塊系遺物はBから2個、 S X W42か ら3個、分別不可能な 7個、A・ SX

W23と C'S X W42か らは多量の鍛造剥片と少量の粒状津が出土した。

S X 109Eは 、谷側が崩落により消失しているが、残存部分から平面形・規模は、一辺3.5m前後の隅九方

形で、床面積は約 9∬ と推定される。遺存する壁は外傾 して立ち上が り、残存する壁高は山側の最大約

60cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋土は14層 に細分されるレンズ状の堆積を呈するが、全体的にマサ土を
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SX109B ttB a H=40Bm  上

…SX109 炉B
l.75YR3/4(暗 褐)弱い焼土

SX109C ttA
aH‐

417m

SX109C

50clll

SXЮ9A・ SXW723
1.10YR2/1(黒 )し まり中～強、粘性中
2 10YR4/6(褐 )し まり中～強、粘性中

焼土ブロック混入
3.10YR3/1(黒 褐)しまり強、粘性中
4.25Y2/1(黒 )固 くしまる、粘性無、

炭化物多量、還元蒸焼
5 25Y5/1(黄 灰)固 くしまる、粘性無、還元部
6.25Y6/4(1こ ぶい黄)固 くしまる、粘性無

中性化焼土
7.75YR4/6(褐 )固 くしまる、粘性無、焼土
8 5YR5/8(赤 褐)固 くしまる、粘性無、焼土

0                 2m

SXW42

m91レ=H王ァ

b

一Ｊ C H‐
417m

2

SX,09C ttB

SXЮ9C ttA・ B
1 75YRプ4(暗褐)しまり有、粘性無
2.5YRν8(赤褐)強い酸化焼土
3 5YR3/6(暗 赤掲)弱い酸化焼土

SXIV42 Kl
l 10Y馳ン3(にぶい黄褐)しまりやや有

粘性無、砂質 庚化物 焼土粒微量
2.10YR2/2(黒褐)しまり無、粘性やや有

炭化物少量
3.10YRl,71(黒 )し まり無、粘性やや有

炭化物多量、焼土粒微量、小鍛冶津少量
4 10YR6/3(に ぶい責橙)し まり極めて有

粘性無、マサ土多量
5 10YR17/1(黒 )しまり・粘性有

Kl埋土

ｄ
一

日
Φ
引ｗ
Ｉ
Ｈ
引
引

炭化物多量、焼土ブロック微量    l
10YRν 3(暗褐)し まり極めて有、粘性やや有
75YR2/1(黒 )しまり極めて有、粘性無
還元慕焼

8.■5YR4/6(褐 )しまり極めて有、粘性無
焼土ブロック多量

9 猛評 R3/4(暗褐)し まり極めて有、粘性無
焼土粒を微量含む、小鍛冶滓多量

10 75YR2/2(黒 掲)し まり極めて有、粘性無
炭化物微量、ガヽ鍛冶淳少量

H 75YR3た (暗褐)しまり極めて有、粘性無
弱い焼土

0             50c血

第73図 S�09工房跡 (2)・ SXW23・ 42鉄生産関連炉跡

CH‐
417m
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含む暗褐色から黄褐色系上の人為的堆積である。床面は概ね平坦で堅締、床面施設としては中央部とその山

側に地床炉 2基 と、炉の部分で途切れるが山側に半周する幅約15cm、 深さ約 8cmほ どの壁溝を検出した。

地床炉Aは、80× 60cmの不整楕円形で火熱により厚さ約15cm、 地床炉Bは 90× 50cmの不整形で火熱によ

り厚さ約5cmほ どが赤色変化していたもので、堅く焼き締まっていた。

遺物はほとんど埋土中から出土し、土器は土師器の発形土器 1個体分 (161)、 羽日は掲載した 1点 (62)

と破片15点、炉壁片数点、砥石 1点 (56)、 鉄製品は北東部の壁溝からほぼ完形の軸棒付紡錘車 2点 (31・ 32)

と穂積具 2点 (33・ 34)、 鍛冶津類は約10kg、 鉄塊系遺物は 2個 出土した。

S l126Bは、谷側は崩落により、南側の大半はE工房跡によって消失し、遺存状態は悪 く、また埋土が

黄褐色系土の人為堆積で平面的に重複する遺構とのプランの区別がつかず、北側も掘 り下げてしまったが、

断面の観察からA住居跡より新しく、また精査の結果、カマ ド構築の痕跡を検出し、状況からE工房跡の精

査時には壁の崩落と見ていた部分が煙出しの残存部と判断し、住居跡と考えたものである。残存する部分と

貼床範囲から平面形・規模は長軸が等高線と平行する南北方向の長軸約 4m、 短軸約 3mの隅丸長方形を呈

すると思われる。主軸方位はN-55° 一E、 床面積は推定約10∬である。残存する壁は鋭角的に外傾して立

ち上が り、壁高は約60cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋土は全体的にマサ土を多 く含む黄褐色系土の人為

堆積である。床面は概ね平坦で堅締で、山側を除き貼床が施されていた。床面施設としては南隅に径約

40cm、 深さ約25cmを測る貯蔵穴と思われるKl土坑 1基 とカマ ドの西側に径約35cmの略円形で、厚さ約

3cmほ どが火熱により赤色変化した地床炉 1基を検出した。

カマ ドは北東壁の南側に付設されていたが、燃焼部焼土と袖芯材の抜き取 り跡と思われる小ピット4基 と

煙出しが一部残存するのみである。燃焼部はおよそ平坦で、火熱により径約40cmの円形で、厚さ5cmほ ど

に赤色変化した焼土が確認された。煙道は奥行き約110cmで外側に向かい緩い上 り勾配と推定される。煙出

しピットは、径約30cmで深さ約60cmほ どが残る。

遺物は北隅床面から比較的まとまって出土し、土器は土師器の奏形土器 1個体分 (162)と 郭形土器片 1

点、羽日は掲載した 1点 (59)と破片約20点、炉壁片 1点 と鍛冶津類が約8kg出上した。

S l126Aは、谷側は崩落により、南半はB住居跡とE工房跡によって消失していた。残存する部分と貼

床範囲から平面形・規模は長軸が等高線と平行する南北方向の長軸約4.5m、 短軸約3.5mの隅九長方形を呈す

ると思われる。主軸方位はN-40° ―W、 床面積は推定約14∬ である。残存する壁はほぼ垂直に立ち上がり、

壁高は最大約50cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋土は全体的にマサ土を多 く含む黄褐色系上の人為堆積で

ある。床面は概ね平坦で堅締で、谷側半分ほどに貼床が施され、床面施設は検出されなかった。

カマ ドは北西壁のほぼ中央に付設され、本体天丼部は消失し、袖部は架構・芯材として石や土器などは認

められないが、抜 き取 りの小ピット4基が検出され、黄褐色土で構築されていた。燃焼部は径約80cmほ ど

の円形で、深さ約 5cmほ どに掘 り窪められ、底面は火熟により径50cmほ どの略円形で、厚さ5cmほ どに

赤色変化していた。煙道側の焼土端に支脚の抜き取 り痕跡が検出された。煙道は奥行き約120cm、 径約30cm

の到 り貫き式で、外側に向かい下 り勾配である。煙出しピットは径約40cmの略円形で深さ約50cmが残る。

遺物は、土器は埋土中から土師器の奏形土器片が少量と郭形土器片数点、須恵器の奏形土器片 1点、羽口

は埋土中からほぼ完形の羽口 1点 (57)と 床面廃棄土からの掲載 2点 (55・ 58)を含む破片約50点、炉壁が

廃棄土中から少量、埋土中から砥石 1点、鉄塊系遺物が 7個 と鍛冶滓類が総量32kgと 大量に出土した。

S l126Cは 、A住居跡床面で長さ約90cm、 幅約10cm、 深さ約2cmの直線的な溝跡と、B住居跡カマ ド

北側の壁際でカマ ド構築の痕跡を確認し、位置関係からE工房跡の精査時には壁の崩落と見ていた部分が煙
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S1126A・ SX109E

A H_418m

SX109E
l 10YR2/1(黒 )し まり極めて有、粘性有、炭化物微量
2 10YR5/2(灰 黄褐)しまり極めて有、粘性無、砂質 マサ土多量
3 10YR3/2(黒 褐)し まり極めて有、粘性やや有、炭化物 焼土粒微量
4.10YR4れ (褐)し まり極めて有、粘性無
5 10YR73(に ぶい黄褐)し まり極めて有、粘性やや有
6 ЮYR3/3(暗 褐)しまり極めて有、粘性やや有、炭化物微量
7 10YR3/4(暗褐)しまり極めて有、粘性無
8 10YR3/3(暗 褐)しまり極めて有、粘性やや有
9 10YRツ 4(にぶい黄褐)し まり 粘性やや有
10 10YR4/4(褐 )しまり有、粘性やや有
H 10YR5/6(黄 褐)し まり 粘性やや有
12 10YR4/6(褐 )し まり極めて有、粘性有
13 ЮYR3/3(暗 褐)し まり極めて有、粘性有、炭化物少量
14 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、周溝

S1126B
15,10YR3泡 (黒褐色)し まり極めて有、粘性やや有

炭化物 焼土粒微登、マサ土少量
16 10YRク 3(にぶい黄褐)し まり極めて有、粘性やや有

マサ土中量
17 10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり極めて有、粘性無、黒ボク土多量
18 10YR5/4(に ぶい黄褐 )

しまりやや有、粘性無、マサ土多量

第74図  S� 09工房跡(3)

C H=418m

|

S1126A
19,10YR4//6(褐 )し まり極めて有、粘性有、黄褐土多量

炭化物微量
20 10YR5洛 (にぶい黄褐)し まり極めて有、粘性無
21 10YRク 3(にぶい黄褐)し まり極めて有、粘性無
22 10YR4/6(褐 )し まり極めて有、粘性無、黄褐土少量
23 10YR3/3(暗 褐)しまり極めて有、粘性無、炭化物少量
24 10YR3/4(暗 褐)し まり極めて有、粘性やや有
25 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり極めて有、粘性やや有

炭化物・焼土粒微量
26 10YR5/3(に ぶい黄褐)し まり極めて有、粘性有
27 10YR5れ (にぶい黄褐)し まり極めて有、粘性無
28 10YR4れ (掲)し まり,粘性有、炭化物・焼土粒微量
29 10YR4れ (褐)し まり極めて有、粘性無
30 10Y馳 お (褐)し まり有、粘性やや有
31 10YR6/3(1こ ぶい黄橙)し まり有、粘性無、砂質、マサ土多量
32 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり極めて有、粘性有
33 10YR74(褐 )し まり極めて有、粘性やや有
34 10YR5/6(黄 褐)し まり有、粘性やや有、炉壁、鉄津多量
35 10YR74(褐 )し まり有、粘性やや有
36 10YR6/3(に ぶい責橙)し まり無 粘性無
37 10YR4/4(褐 )し まり極めて有、粘性有、黄褐土プロック多量
38 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり極めて有、粘性無
39.S1125埋 土 (縄文)

。S1126堅穴住居跡 (2)
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S1126Aカ マ ドo

A H=412m

S1126Bカ マ ド

望工H‐417m

S1126A カマ ド
1.10YR4/4(褐 )し まり極めて有、粘性やや有

炭化物を微量含む
2.10Y恥/6(黄褐)し まり・粘性有
3 10YR4/6(褐 )しまり無・粘性やや有
4.10YR5/6(黄 褐)し まり極めて有、粘性有
5。 10YR5/4(1こ ぶい黄褐)しまり 粘性無
6.75YR5/6(明 褐)し まり有、粘性無
7 10YR4//4(褐 )し まり極めて有、粘性有

焼土粒微量
8 10YR3/3(暗 褐)し まり極めて有、粘性やや有

炭化物・焼土粒微量
9 10YR4/3(に ぶい黄褐)しまり・粘性無
10.10YR4/6(褐 )しまり・粘性有、焼土粒少量
11.10YR5/6(黄 掲)しまり極めて有、粘性有、袖
12.5YR4/6(赤 褐)燃焼部焼土

SX109E ttA

aH‐
409m  l

b

日
Ｌ
ユ
ヾ
＝
Ｈ
　

ｒヽ―
「01

B

が
一

S1126B カマ ド
1,10YR4/6(褐 )し まり極めて有、粘性有
2 ■5YR4/4(褐 )し まり極めて有、粘性有
3.10Y郎/6(黄褐)しまり極めて有、粘性有

焼土プロック微量
4 10YR6/4(1こ ぶい黄褐)し まり有、粘性無
5 5YR4/8(赤 褐)燃焼部焼土

d

S1126B I戸

f H‐408m    上

ユ

ー
S112偲 炉B
1 5YR4/6(赤 褐)焼土

S1126Cカ マ ド

CH=419m

S1126C カマ ド
1.5YR4/8(赤 褐)燃焼部焼土

0           1m

S1126B Kl
l 10YR3/4(暗褐)し まり無、粘性有、炭化物を微量含む
2.10YR6/4(に ぶい黄橙)し まり無、粘性無

0             50clll

第75図 S�09工房跡 (4)。 Sl126竪穴住居跡 (3)

Ｓ‐‐２６ＢＫ‐対
υ

SXЮ9E ttA
l 10YR4/6(褐 )し まり極めて有、粘性有
2 5YR5/8(明 赤褐)強い酸化焼土
3 猛5YR4/4(褐 )弱い酸化焼土

SX109E ttB

CH‐410m

SXЮ9E ttB
1 5YR4/4(1こ ぶい赤褐)焼土
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出しの残存部と判断し、住居跡と考えたものである。残存状況からはカマ ド以外の推測は不可能である。

カマ ドは北東壁に付設されていたが、燃焼部焼土の残骸と袖芯材の抜き取 り跡と思われる小ピット3基、

煙出しが一部残存するのみである。燃焼部焼土は火熟により厚さ5cmほ どに赤色変化していた。煙道は奥行

き約130cmで 、外側に向かい緩い上 り勾配と推定される。煙出しピットは、径約30cmで深さ約60cmほ どが

残る。遺物は出土しなかった。

S H27竪穴住居跡 (第76図、遺物図版16・ 84、 写真図版556・ 2206・ 2736。 313)

E区緑 8区の北端東斜面中腹のⅦB-16r'sグリッドに位置し、検出面はⅣ～Ⅵ層上面である。本遺構

はS X 109等の精査に伴う拡幅によって検出され、当初は、山側が崩落により不明瞭なプランで、等高線と

平行する長軸方向で S X 109A・ Bの延長部と考えたものだが、精査の結果、山側に棚状のテラスを伴った

竪穴住居跡と判明した。山側のテラスは崩落により不鮮明、谷側はトレンチ掘削で消失したため全容は不明

だが、テラス部分の平面形・規模は長軸約4m、 短軸約lmの不整な楕円形で、壁は崩落により全体的にかな

り外傾 し、壁高は山側の最大40cmか ら谷側に向かい低 くなる。底面は南側は一段約10cmほ ど低 く、全体的

に谷側の住居跡に向かい緩 く傾斜している。住居跡の平面形・規模は残存部分から一辺約 2m前後の隅丸方

形、床面積は約3.5だ 前後と推測され、主軸方位はN-70° 一Eである。遺存する壁は鋭角的に外傾 して立

ち上が り、壁高は山側北東壁で最大約40cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋土は 9層からなる流入と崩落に

よるマサ土を含むⅣ層起源の褐色系土の自然堆積である。床面はおよそ平坦で堅締、床面施設としては南側

に径約65cmの 円形で、深さ約30cmの鍋形のKl土坑 1基が検出された。

カマ ドは山側北東壁の北寄 りに付設され、遺存状態は良好である。本体部は、袖部に芯材 として長さ

20cmほ どの複数の礫を組み、天丼は中央が開くように架構に長さ40cmほ どの亜角礫 2個を組み構築してい

た。燃焼部は平坦で、火熱により径約50cmの略円形で、厚さ5cmほ どの赤色変化した焼土が確認され、煙

道側には支脚と思われる石 1個が検出された。煙道は短 く水平に掘 り込まれ、奥行き約30cm、 幅25cm、 深

さ40cmを 測るが、煙道というよりも天丼石の外側が煙出しとして開口していたものと思われる。

遺物は、土器が南側埋土下位から土師器の発形土器 1個体分 (164)と 埋土中から破片中袋一つ、郭形土

器片数点、このほか埋土中から羽回片数点、磨石数点、不明鉄製品 1点、鍛冶津類約1.5kg、 鉄塊系遺物 4

個が出土した。

S1123竪穴住居跡、S X 127A・ C工房跡 (第77'78図 、遺物図版16、 写真図版55・ 56。 220'314)

E区緑 8区の北部東斜面上位、ⅦB-19sグリッド杭を中心に位置し、重機道によって掘削されたⅥ層中

で検出した。当初、等高線と平行する長軸の不明瞭なプランで、緑 7区の重複する工房等と類似する状況で

あったことから、何棟かの重複を想定し、長軸方向に 1本 と、短軸方向に 2本のベル トを設置して精査を開

始した。精査の結果、同程度の規模で改築したと思われる工房跡2棟 と竪穴住居跡 1棟 と判明した。また本

遺構はS W85～ 87、 S X W64・ 65と 重複しており、切 り合い状況から確認した新旧関係は (新)S W85～ 87

→ S XW64・ 65→ S X 127A→ S X 127C→ S1128(古)である。

S i128は、 S X 127Aの精査時に煙道を検出し、C工房跡の北側床面で貼床範囲として残存するプラン

を確認したもので、谷側は崩落により、南側は工房跡によって消失しており全容は不明だが、残存する壁と

貼床範囲から平面形・規模は一辺約2.5m前 後の隅九方形で床面積は約 6だ と推定される。主軸方位はN―

75° 一Eである。一部遺存する壁は外傾して立ち上が り、壁高は約 5cmが残る。埋土及び床面はC工房跡

のため存在せず不明だが、全体的に貼床が施されていたと推測される。床面施設は配置から主柱穴と思われ

る 2基 と北西側で径約60cmの 円形で、深さ約20cmの 鍋形のKl土坑 1基が検出された。
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S,127

A
―

■‐419m

E_H_415卿

S1127カ マ ド

A H=414m

S1127カ マ ド
1 10YR4/4(褐 )し まり無 粘性やや有
2 10YR4/6(褐 )しまり 粘性やや有
3 10YR3/4(暗褐)しまり・粘性有
4.10YR3/4(暗 褐)しまり極めて有、粘性有、カマ ド構築土

5.5YR4/6(赤 褐)燃焼都焼土

m

日
い
辞
―
田

―
割
―

S1127
1.10YR4/4(褐 )し まり有、粘性無、砂質
2.10YR3/4(暗 褐)し まり有、粘性無、砂質
3 10YR4/6(褐 )し まり有、粘性無、砂質
4.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、砂質
5 10YR4/4(褐 )し まり有、粘性やや有、やや砂質
6 10YR4/4(褐 )し まり有、粘性無、砂質
7.10YR4/6(褐 )し まり極めて有、粘性やや有、

やや砂質
8.10Y鶴ヽ (にぶい黄褐)し まり・粘性やや有
9,10YR2/2(黒 褐)し まり・粘性有、炭化物を少量

こ
０
】
く
＝
田
　

´ヽ
Ｉ

Ⅵ

0            50cIII

第76図  S1127竪 穴住居跡

Sl1 27 Kl

生 H‐4121n
b

0            1m

S1127 Kl
l 10YR4/4(褐 )し まりやや欠、粘性有

OI
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SX127A 則 |〇

⑨ 翌

SX127C
lo

日
∽
鴛

―十
日

―
―
―

如

A  全とH=。 3m

Sl1 28

=f

0                 2m

C C'Hi493m

SX127A
l 10YR3浴 (暗褐)し まり極めて有、粘性やや有、炭化物を微量
2 10YR4/6(褐 )し まり極めて有、粘性無、砂質
3.10YR3/4(暗 褐)し まり 粘性有、炭化物を微量含む
4.10YR3/3(暗 褐)し まり'粘性有
5,10Y時/6(黄褐)し まり極めて有、粘性有
6 10YM/4(褐 )しまり。粘性有
7 10YR3/3(暗 褐)し まり 粘性有、炭化物を少量
8.10YR6//3(に ぶい黄褐)し まり極めて有、粘性無、砂質、マサ土多量
9.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり極めて有、粘性有、災化物を微量含む
10。 10YR5/3(に ぶい黄掲)しまり,粘性無

SX127B
12 10YR3/1(黒 褐)し まりやや有、粘性有、炭化物を微量
13.lllYR5/6(黄 褐)し まり極めて有、粘性無、マサ土と黄褐上の混土
14.10YR4/6(IPJ)し まり極めて有、粘性やや有
15 10YR4れ (褐)しまり極めて有、粘性無
16.10Y馳/6(褐 )しまり有、粘性無

S1128
17.10YR3/3(暗 褐)し まり有、粘性やや有、庚化物少量
18 10YR4/6(褐 )し まり・粘性有
19 ЮYR3/4(暗褐)し まり極めて有、粘性やや有、炭化物微量
20 10YR3/3(暗褐)し まり'粘性有、炭化物・焼土地微量
21.10YR4/4(褐 )し まり極めて有、粘性有、貼床

Ч
（創Ч‐‐

第77図 S1128竪穴住居跡・S�27A・ C工房跡 (1)
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謀
２Ｓ Ｘ

　

　

　

ａ

SX127A ttA
l 10YR17/1(黒 )し まり 粘性有、炭化物少量

2 10YR17/1(黒 )還元 (蒸焼 )

3 75YR4/4(褐 )弱い焼土

S1128カ マ ド
f H=491m

gH‐
487m             g

ユ

― 、ッ誉 か Aυ/―
S1128 カマ ド
1 10YR4/6(褐 )し まり極めて有、粘性やや有
2 ЮYR4/4(褐 色 )し まり無、粘性有

3 10YR3/3(暗褐 )し まり 粘性有、炭化物・焼土粒微量

4.10YR4/6(赤 褐)燃焼都焼土

SX127C ttA

止 H‐488m         ⊥

― ジヽ 鞄 畿 韓 妙 一
SX127C ttA
1 5YR5/4(に ぶい赤lla)焼土

SX127C ttB

eH=487m           ≦±

1

SX127C ttB
1 5YR4/6(赤 褐)焼土

S1128 Kl

hH‐
487m

o                     2m

S1128  Kl
l 10YR3/3(暗褐)し まり 粘性有

SX127A ttB

b H=48つ m  ―とと
1

―
2

SX127A ttB
l 10YR17/1(黒 )

還元 (蒸焼 )

2 75YR74(褐 )

弱い焼土

SX127A ttC

撃
SX127A ttC
1 75YR4/6(褐 )

弱い焼土

第78図 S1128竪穴住居跡 。S�27A・ C工房跡 (2)

カマ ドは山側北東壁の中央やや北寄 りに付設されていると思われる。本体天丼部は消失し、袖部は架構・

芯材として石や土器などは認められないが、抜き取 りの小ピット3基が検出された。燃焼部は径約50cmほ

どの円形で、深さ約10cmほ どに掘 り窪められ、底面は火熱により35cmほ どの不整形で、厚さ3cmほ どが

赤色変化していた。煙道は奥行き約100cm、 径約20cmの割 り貫き式で、外側に向かい緩い下 り勾配である。

煙出しピットは径約25cmの 略円形で深さは約30cmが残る。

遺物は、貼床から土師器の甕形土器片少量、羽口 1点、不明鉄製品 1点、鍛冶津類が微量出土した。

S X 127Aは 、西谷側が崩落によって消失しており全容は不明だが、遺存状況からS X 127Cの建替え

が行われたものと思われる。平面形は、等高線と平行する北一南が長軸方向の楕円形基調で、南端には南北

に長いテラス状の棚が 2段取 り付 く。規模は、長軸総長約 8m、 内テラス分が約 2m、 短軸は北側の最大約

2.3mか ら南側で約1.5m、 テラス部分では約 lmが残存し、残存する床面積は約 9∬である。壁は外傾して

立ち上が り、壁高は山側北東壁で最大約20cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋土は流入と崩落の繰 り返しと

思われる黒色系土とマサ土混じりの褐色系上に大別される。床面は概ね平坦で堅締、テラス部分では谷側に

向かい緩 く傾斜し、それぞれ10cmほ どの高低差がある。床面施設としては、中央部にA～ C炉の3基 と段差

のある連結した柱穴状ピット1基、それと山側壁の外側に一列に並ぶ柱穴4基 を検出した。炉Aは径約25cm

の円形で、深さ約 8cmの鍋形を呈し、埋土は炭化物を少量含む黒色土の単層である。東壁の一部が弱還元
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の蒸焼状態で、この下位は火熱により薄く赤色変化していた。検出時の状況から念のため埋土を収集したと

ころ、極めて微量ながら鍛造剥片が抽出され、状況等から隣接するP5が鉄砧石の設置穴で炉Aは鍛練鍛冶

炉の可能性が考えられる。炉 B・ Cは地床炉で、それぞれ径約25cm前後と40× 25cm前後の広が りで、火熟

により厚さ約 2cmほ どが薄く赤色変化していた

遺物は、埋土中から土師器の奏形土器片が少量と郭形土器片数点、羽日片 2点、鍛冶滓類が少量と炉Aか

ら極めて微量ながら鍛造剥片が出土した。

S X 127Cは 、やはり西谷側が崩落によって消失しており全容は不明だが、遺存状況から平面形・規模は、

等高線と平行する北一南が長軸方向の長軸約5.5m、 短軸は北側の最大約2.5mか ら南側で約1.5mの 隅丸長方

形と推定され、残存する床面積は約 9∬である。遺存する壁は外傾して立ち上がり、壁高は山側北東壁で最

大約15cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋土は褐色系土のA工房跡の貼床土である。床面は概ね平坦で堅締、

床面施設としては、中央部にA・ Bの地床炉 2基 と柱穴 2基、東壁北側に長さ約80cm、 幅約15cm、 深さ約

2cmの壁溝 と東壁南側に柱穴 2基が検出された。炉Aは長軸約90cm、 短軸70～ 30cmの グルマ形、炉 Bは

90× 70cm前後の不整な広がりで、火熱により厚さ約 6cmほ どが赤色変化していた。

遺物は、埋土中から土師器の奏形土器片がわずかと須恵器の奏形土器片 1点、鍛冶滓類が微量と鉄塊系遺

物 1点が出土した。

S X 104A～ C工房跡 (第79図、遺物図版13・ 62、 写真図版57～ 59。 219。 250)

E区緑 7区の中央部東斜面上部、ⅦC-17dグリッド杭を中心に位置し、検出面はⅣ～Ⅵ層上面だが、す

べて上下の重複関係にあり、精査過程で山側に順次拡張の建替えとして確認されたものである。また S N31

A・ B炉跡、 S K 125竪穴状遺構、 S K137土坑と重複し、確認検出状況から、新旧関係は (新)S K137→ S

X104A→ S X 104B→ SX104CoSK125→ S N31(古)であるが、 S X 104Cと S K 125の新旧につい

ては切 り合い部分をトレンチで破壊したため不明である。

SX]04Aは、東山狽Iと 西谷側が崩落によって不明瞭、北端が S K 137に よって消失しており全容は不明

だが、平面形は、等高線と平行する北一南が長軸方向の略長方形基調で、中央山側には高低差約20cmで小

さなテラス状の棚が取 り付 く。規模は、残存部分で長軸約5.5m、 短軸は北側の約2.2m前後、テラス部分で

は長さ約 lm、 幅約30cmを 測 り、残存する床面積は約8.2だ である。壁は外傾して立ち上がり、テラス部分

では崩落によりさらに外反する。壁高は山側北東テラス部分で最大約70cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋

土は流入と崩落による褐色系上の自然堆積である。床面は谷側に向かい緩 く傾斜しているが、およそ平坦で

堅締、B工房跡部分が貼床されていた。床面施設としては中央山側にKl土坑と南側にK2土坑の 2基、南

西谷側に地床炉 1基を検出した。Kllよ径約110cmの 略円形で、深さ約10cmの皿形、K2は径約50cm、 深

さ約10cmの鍋形を呈し、K2の埋土上位は砂鉄層となってお り、念のため埋土を収集したが、鍛造剥片は

抽出されなかった。炉は約70× 40cmの 不整形で、火熱により厚さ約 5cmほ どが赤色変イとしていた。

遺物は埋土中から土師器の奏形土器片約10点、K2検出面で羽口 1点 (30)が 出土した。

S X 104Bは 、西谷狽Iが崩落によって不明瞭、山側の一部がA工房跡Klに、北端が トレンチによって消

失しており全容は不明だが、平面形・規模は、等高線と平行する北一南が長軸方向で、残存部分で長軸約 4

m、 短軸約1.5m前 後の略楕円形基調で、残存する床面積は約 5∬である。遺存する壁は外傾して立ち上がり、

壁高は山側で最大約10cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋土は黄褐色土と黒色上の人為的堆積である。床面

は谷側に向かい緩 く傾斜しているが、およそ平坦で堅締、C工房跡部分が貝占床されていた。床面施設として

は、南側に径約30cmの略円形で、火熱により厚さ約 3cmほ どが赤色変化 していた地床炉 1基を検出した。
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SX104A
l.10YR4/6(褐 )し まり弱～中、粘性中
2.10YR3/4(暗褐)し まり弱～中、粘性強
3,■5YR4/6(褐 )し まり弱～中、粘性強
4 10YR76(褐 )しまり中、粘性中～強
5,砂鉄

SX104B
6 10YRν 4(暗褐)し まり有、消性やや有
7 10YR6/8(明 黄褐)しまり,粘性有
8 10YR3/3(暗 褐)しまり有、粘性やや有

SX104C
9,10YR3/3(暗褐)し まり極めて有、粘性有

掲色土・黄褐色土混 じる

SX104A Kl
aH‐ 393m            」

0            1m

SX104A Kl
l 10YR4/6(褐 )し まり中～強、粘性中
2 75YRν侶 (明褐)しまり中～強、粘性中～強

S�04A地床炉
bH=391m         」主

SX104B地床炉
翌壁

H‐390m   」生

す

・
Hi3911m SX104C地

床炉
型

o                2m
S�04A～C 地床炉
1.5YR5/8(明 赤褐)焼土

界79図  SX104A～ C」二房跡

0      511cm

蟄Ъ     炉
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遺物は、埋土中から鍛冶津が微量出土した。

S X 104Cは、西谷側が崩落によって不明瞭、北端が トレンチによって消失してお り全容は不明だが、

平面形・規模は、等高線と平行する北―南が長軸方向で、残存部分で長軸約3.8m、 短軸約1.2m前後の略長方

形基調で、残存する床面積は約 4だである。遺存する壁は外傾して立ち上がり、壁高は山側で最大約 5cm

から谷側に向かい低 くなる。埋土は黒色土の人為的堆積である。床面は概ね平坦で堅締、床面施設としては、

南側に約75× 50～ 20cmの不整形で、火熱により厚さ約 6cmほ どが赤色変イとした地床炉1基 と柱穴を12基検

出したが、いずれの工房跡に伴うものか判然としない。遺物は出土しなかった。

S X 105工 房跡 (第80図、遺物図版13・ 63、 写真図版59・ 219・ 250。 251・ 262・ 312)

E区緑 7区の北部東斜面上部、ⅦB-13qグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。東山側と西谷側

が崩落によって不明瞭だが、平面形・規模は、一辺約2.5m前後の隅丸方形を呈すると推定され、残存する床

面積は約3.1だ である。遺存する壁は鋭角的に外傾 して立ち上が り、山側上位は崩落によりかなり外反する。

壁高は山側壁で最大約100cmか ら谷偵1に向かい低 くなる。埋土は11層 に細分されるが、流入と崩落による黒

色系土の自然堆積である。床面は概ね平坦で堅締、床面施設としては、北西壁側に径約20cmの 略円形で、

火熱により厚さ約 lcmほ どが赤色変化した地床炉 1基 と隣接する柱穴 2基を検出した。

遺物は炉周辺の埋土下位から土師器の奏形土器片 2点 と郭 2個体分 (128・ 129)、 羽口 5個体分 (31～ 35)

と被片約20点、炉壁片少量、鍛冶津類が約 4 kg出土した。

SX HO工房跡・S X W25鉄生産関連炉跡 (第80図、写真図版60。 262・ 313)

E区緑 7区の北部東斜面中腹、ⅦB-13・ 14sグ リッドに位置し、検出面はⅣ・Ⅵ層上面である。検出時に

は不整な楕円形基調のプランと北西谷側に溝状の張 り出しを確認したものだが、精査の結果、北側部分は上

位が S W63、 下位溝状はS W69炭窯と判明し、新旧関係はS W63・ 69が本遺構より新しい。平面形は、等高

線と平行する北西―南東の長軸方向で、谷側は崩落により消失しているが、山側中央が張 り出す凸形を呈す

る。規模は、長軸約4.5m、 短軸は中央部で最大約2.5m、 南北両側は1.6m前後、残存する床面積は約12�で

ある。壁はやや鋭角的に外傾して立ち上がり、壁高は山側北東壁で最大約60cmか ら谷側に向かい低 くなる。

埋土は、流入と崩落の繰 り返しと思われるマサ土混じりの黒色系土と褐色系土の 6層からなる。床面は谷側

に向かい緩い傾斜となっているが、およそ平坦で堅締、床面施設としては、中央部山側の張 り出し部にKl

土坑1基 と南西谷側にS XW25を検出した。Klの平面形・規模は170× 110cmの楕円形で、深さ約25cmの鍋

形を呈し、埋土は検出面に炭化物の広がりが認められたが、基本的には褐色土の単層である。

S X W25は、検出時のプラン縁辺が蒸焼状態の黒色と山側の一部が被熱により中性化と赤色変化 してお

り、また微量ながら鍛造剥片が視認できたことから鉄生産関連炉跡と判断したものである。平面形・規模は、

径約40cmほ どの略円形で、深さ約10cmの鍋形を呈 し、埋土は基本的には黒色土の単層で、下位は炭化物層

である。底面は被熱により全体的に蒸焼状態で堅く締まっていた。

遺物は、埋土から土師器の奏形土器片、羽口片、炉壁片が数点、鍛冶津約 l kgが出土した。

SX l18工房跡 (第81図、写真図版61)

E区緑 7区の中央部東斜面下位、ⅦC-13cグリッドに位置し、検出面はⅢ層上面である。 S X Io7と 位

置的に重複するが平成10年度の試掘 トレンチのため新旧は不明である。平面形・規模は、谷側が崩落してい

るが、長軸が等高線と平行する南北にあり、長軸約 5m、 短軸約2.7mの歪な隅丸長方形を呈し、床面積は

約10だ を測る。壁は鋭角的に外傾 して立ち上が り、壁高は山側の最大約60cmか ら谷側に向かい低 くなる。

埋土は流入と崩落によるⅢ層起源の黒色土の自然堆積である。床面はⅢ層黒色土中にあり、概ね平坦で堅締
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SX105

A H_39Bm

SXl10

A

望生_H=368m

SX110
1.10YR2/3(黒 褐)し まり 粘性有
2 10YRν 4(に ぶい黄褐)しまりやや有

粘性有、マサ土多量
3 10YR2/3(黒 褐)し まり 粘性有

マサ土 炭化物少量
4 10YR2/3(黒 褐)し まり 粘性やや有

マサ土少量
5,10YR3/4(暗 褐)し まり 粘性有
6 10YR4/4(褐 )しまり弱・粘性有

SX110 Kl
l. 10YR■7/1(黒)しまり有

粘性やや有、炭化物層
2.10YR3/4(暗 褐)し まり有

粘性やや有、焼土・炭混入
3.ЮYR4/6(褐 )しまり'粘性有

SXヽV25
1 75YR5/8(明 褐 )

しまり強、粘性無
2.25Y6/8(明 責褐)

しまり強、粘性無
3.10YR3/4(暗 褐)

しまりやや有、粘性右
焼土粒混入

4.10YR17/1(黒 )

しまり有、粘性やや有
炭化物層

SXЮ5地床炉・P2
1 10YR3/4(暗褐 )し まり有、粘性無
2.5YR7/6(橙 )焼土

SX105
1,10YRy4(暗褐)し まり有、粘性やや有

東壁崩落部
10YR3れ (暗褐)し まり有、粘性やや有
10YR6r/4(に ぶい黄橙)

しまりやや有、粘性無
10YR3/3(暗 褐)し まり有、粘性やや有
西側に炭化物 鉄津・羽口多い

10YR3/3(暗 褐)し まり 粘性やや有
やや砂質
10YR6れ (にがい黄橙)

しまりやや有、粘性無、砂質
10Y恥/4(にがい黄褐 )

しまりやや有、粘性無、砂質
10YR5/6(責 褐)しまり有、粘性無
明褐色上のプロック微量
25Y74(浅責)しまりやや有、粘性無
10YR7/3(に ぶい黄橙)し まり 粘性無
10YR5/8(黄 褐)しまり'粘性やや有

SX105 地床炉 。P2
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aH=3&Om b

0           1m

SK125 Kl
l 10YR5/4(に ぶい黄掲)し まり中、粘性無、砂質
2.10YR3/4(暗 褐)しまり中、粘性弱、炭化物少量 少礫混入
3 10YR4/6(褐 )し まり中、粘性弱、炭化物少量・少礫混入
4.10YR4/4(褐 )しまり中、粘性弱、少礫混入
5 75YR4/6(褐 )しまり中、粘性弱、少礫多 く混入
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であった。床面施設としては、中央に40× 25cmほ どの略楕円形で、深さ約 5cmと 浅い掘 り込みの炉跡 1基

が検出され、周囲70× 50cmの 範囲が火熟により厚さ約 7cmほ どに赤色変化していた。

遺物は埋土から土師器の郭形土器片数点、羽口片 1点、鍛冶津が少量出土した。

S K 125竪 穴状遺構 (第81図、遺物図版14、 写真図版61・ 219)

E区緑 7区の中央部東斜面上部、ⅦC-16cグ リッドに位置し、検出面はⅣ・Ⅵ層上面である。 S N31、

S143と 重複するが、前述のとおりS143の精査時に掘 り上げたことと切 り合い部分をトレンチで破壊した

ため新旧関係は不明である。平面形・規模は、北側が S143と の重複で不明だが、残存部から等高線と平行

する南北の長軸方向で、長軸2.5m以上、短軸約2.2m前後の楕円形を呈すると推定され、残存する床面積は

約3.5ど である。壁は外傾して立ち上が り、山側では崩落によりかなり外反し、壁高は山側の最大約60cmか

ら谷側に向かい低 くなる。埋土は流入と崩落による黒色土と褐色土の自然堆積である。床面は概ね平坦で堅

締、床面施設としては、中央に径約120cmの 略円形で、深さ約70cmの Kl土坑が 1基検出され、坦土には多

量の礫が含まれた。

遺物は埋上下位から、土師器の甕形土器片少量、羽口片 1点、鍛冶津が微量出土した。

S X W34・ 66鉄生産関連炉跡 (第82図、写真図版62・ 314)

E区緑 8区の北部東斜面上位、ⅦB-18・ 19rグ リッドに位置し、本来は工房跡に伴うものと思われるが、

重機道によって掘削されたⅥ層中とS191Aの埋土上面で検出した。当初は、共に鍛造剥片が視認された焼

土を切る形のS X W34と 、これに隣接するKl小土坑を検出したものだが、 S Xw66と K2土坑はS191A

の精査過程で確認したもので、埋土上位が S191と 類似する褐色土であったためS XW66の 西半分とK2土

坑の北側を掘削してしまった。いずれも鍛造剥片が視認され、配置等を含めた状況から鍛練鍛冶炉跡と付属

する土坑と判断したものである。切 り合いと検出状況から新旧関係は (新)S W87→ S XW34→ S X W66→

S191(古 )と 考えられる。

S X W341よ 、平面形・規模は径約50cmの略円形を呈し、北側には長さ約25cm、 幅約15cm、 深さ約3cmの

炉跡に向かって緩い下 り勾配の溝跡が取 り付 く。断面形は深さ約10cn■の鍋形を呈し、埋土は基本的には鍛

造剥片と炭化物を含む自然堆積の黒色上の単層である。溝跡部分を除く北側は火熱により約50cmほ どの広

が りで、厚さ約10cmほ どが強く赤色変化 し、炉内上位は全体的に火熱により弱 く赤色変化 しており、底面

は中央が遠元、周囲も黒 く蒸焼状態となって堅く締まっていた。Kl小土坑は炉跡の西側に隣接 し、平面形・

規模は約40× 30cmの楕円形、断面形は深さ15cmの 九底鍋形を呈し、埋土は炉跡と同様で鍛造剥片を多量に

含む。K2土坑はS XW66及 びKlの南側に隣接 し、残存部から平面形・規模は径約70cm前後の略円形と推

定され、断面形は深さ約15cmの 九底鍋形を呈し、埋土は上位褐色土と下位の鍛造剥片と径 lcm以下のゴツ

ゴツした鍛冶津粒を含む黒色土に大別される。

S XW661ま、残存部から平面形・規模は径約45cmの略円形と推定され、断面形は深さ約15cmの 鍋形を呈

し、埋土は鍛造剥片と炭化物を含む黒色系± 6層からなる自然堆積である。底面の北西側は火熱により弱 く

赤色変化しており、部分的に黒く蒸焼状態となって堅く締まっていた。

検出状況及び他の鍛練鍛冶炉施設との対比から、 S XW34北 側の溝跡が羽回の装着痕、Kl小土坑が付属

する鉄砧石の設置穴、K2土坑がS XW661こ 付属する鉄砧石の設置穴と推定される。

遺物は、土師器の奏形土器片約10点 と羽口片 2点が S X W34埋土から、S XW34・ 66、 Kl・ 2土坑の各々の

埋土及び底面から鍛冶津が約0.2～ 0.6kgと 多量の鍛造剥片が出土した。
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SXW34・ 66

Ｂ
一

SXヽA「66
1 10YR2/2(黒 褐)し まり有

粘性やや有、炭化物徴量
2.10YR3/3(暗 褐)しまり極めて有

粘性有、黄褐色土プロック少量
3.10YR4/4(褐 )し まり有

粘性無、砂質
4.10YR2/2(黒 褐)しまり有

粘性やや有、炭化物微量
5.10YR2/2(黒 褐)しまり 粘性有

炭化物少量
6 75YR2/1(黒 )しまり極めて有

粘性無、炭化物多量、還元恭焼
7 75YR3/2(黒 褐)し まり極めて有

粘性無、弱い焼土

GH=489m

SXW34 K2
1.10YR4お (褐)し まり極めて有、粘性有

災化物を微量含む
2.10YR4れ (褐)し まり極めて有、粘性有
3.10YR3/2(黒 褐)しまり極めて有、粘性有

炭化物・小鍛冶津少量、鍛造剥片微量
4.10YR4/4(褐 )し まり・粘性有

炭化物微量
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第82図  SXW34・ 64・ 65・ 66鉄生産関連炉

SXⅢV34  Kl
l 10YR2/3(黒掲)しまり極めて有

粘性有、炭化物微量
2 10YR17/1(黒 )しまり 粘性有

炭化物微量、鍛造剥片少量

SW47・ 59。 SK166

A

A H_369m

0           1m

・ SW47・ 59炭窯・ SK166土坑

A H_490m

SX覇 /34
1.10YR2/3(黒褐)し まり極めて有、粘性有

炭化物微量
2.10YRl″ 1(黒)しまり,粘性有

災化物微量
3.75YR3/3(暗 褐)し まり有、粘性やや有

焼土粒少量
4 10YR4/2(灰 責褐)還元部
5 10YR3/1(黒褐)還元蒸焼
6.5YR4/8(赤 褐)強い焼土
7 75YR4/6(褐 )弱い焼土

SXW34

ＳＸ Ｗ

　

Ａ

一

A H_49虫

冷

炭化物・鍛冶津少量
SX覇「64・ 65
1.10YR17/1(黒 )し まり 粘性有、
2 10YR4/1(褐 灰)還元焼土
3 5YR3/3(暗 赤褐)弱い焼土
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S X W64・ 65鉄生産関連炉跡 (第82図、写真図版62・ 314)

E区緑 8区の北部東斜面上位、ⅦB-18rグ リッドに位置し、本来は工房跡に伴うものと思われるが、重

機道によって掘削された S X 127の埋土上面、 S W86の底面で検出した。当初は、縁辺が弱 く赤色変化 した

隣接する二つの略円形プランを確認したもので、両遺構とも黒色埋土中に鍛冶津が認められたことから埋土

を収集したところ、鍛造剥片が微量ながら採取できたことと炉跡の状態から鍛練鍛冶炉跡と判断したもので

ある。付属する施設等は検出できず、両遺構の新旧も不明であるが、重複関係は (新)S W86→ S XW64・ 65

→ S X 127(古)である。

S X W641よ 、平面形・規模は径約45cmの略円形を呈し、南東側には長さ約10cm、 幅約13cm、 深さ約 3cm

の炉底面に向かって緩い下 り勾配の張 り出しが取 り付 く。断面形は深さ約18cmの 鍋形を呈し、埋土は災化

物と鍛冶津を少量含む黒色土の単層である。炉内は全体的に火熟により弱 く赤色変化 しており、張 り出しの

下位は一部還元状態となっていた。

S X W65は、平面形・規模は径約35cmの略円形を呈し、東側には長さ。幅共約10cm、 深さ約 3cmの炉底

面に向かって緩い下 り勾配の張 り出しが取 り付 く。断面形は深さ約10cmの鍋形を呈し、埋土は炭化物と鍛

冶津を少量含む黒色上の単層である。炉内は主に東側が火熟により弱 く赤色変化しており、張 り出し部分は

一部遠元状態となっていた。

他の鍛練鍛冶炉との状況対比から、各々の張 り出しが羽回の装着痕と考えられる。

遺物は各々の埋土から椀形津各 1点 を含む鍛冶津類が約 l kgと 鍛造剥片が微量出土した。   1/1ヽ 山内)

S W47・ S W59炭窯、S K166土坑 (第82図、写真図版63)

E区緑7区東側の斜面中腹、ⅦC-15bに位置し、検出面はⅥ層である。検出状況としては、黒褐色土の

不整な楕円形の広が りが認められ、埋土上面に炭化物も見えたため、 S W47の 1基 と考え精査をした。その

結果、調査員の観察不足から、当初は検出プランに重複関係が認められなかったのが、精査を進める中で S

W47の北側に別の暗褐色の広がりが認められ、 S W59を検出した。続いて、 S W47の クリーニング中に西側

に黒褐色の広が りが認められ、 S K 166を 検出したものである。 S K 1661こ ついては当初埋土上面に炭化物粒

が疎らに確認できたことから、炭窯と考えていたが、炭化物粒の出土が埋土上面のみからであり、底部に焼

土が認められないことから土坑と判断したものである。結果として3基の重複があったが、以上のような検

出状況から精査に及んだことにより、新旧関係については不明となってしまった。

S W47に ついては、掘 り上が りから、平面形は略楕円形を呈すると推測される。規模は開口部約110×

105cm、 底部約100× 74cmと 推測される。壁は斜面上方である東側は緩やかに立ち上が り、壁高は24cmを

測る。斜面下方である西側は、前述した状況により遺存 していない。埋土は下層に炭化物層が認められる。

底面は堅く締まり、斜面下方に向かってやや傾斜している。以上のことから炭窯と判断した。遺物は、埋土

下位から出土した土師器片1点のみであった。また、最下層の民化物は、鑑定の結果、クリであった。

S W591こ ついては、掘 り上が りから平面形は楕円形を呈し、規模は開田部80× 64cm、 底部60× 52cmを 測

る。壁は斜面上方である東側は緩やかに立ち上が り、壁高は残存する部分で12cmを 測る。斜面下方である

西側は掘 り過ぎのため不明となってしまった。埋土は下層に炭化物粒が多 く混じる。底面はやや堅く締まり

があり、斜面下方に向かって傾斜 している。底面には範囲20× 10cm、 厚さ lcm以下の焼土が認められた。

以上のことからえ窯と判断した。出土遺物はない。

S K166については、残存部から推測される平面形は、略楕円形を呈し、規模は開口部約90× 80cm、 底部

約75× 60cmと 推測される。壁は斜面上方である東側は緩やかに立ち上が り、壁高は約20cmを 測る。斜面下
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方である西側は、重複関係を掴めないまま精査を進めたため遺存していない。底面は堅く締まり、斜面下方

に向かってやや傾斜 している。出土遺物はない。                      (本 多)

S W63炭窯 (第83図、写真図版63)

E区緑 7区の北部東斜面中腹、ⅦB-13sグ リッドに位置し、検出面はⅣ・Ⅵ層上面である。検出時には

S X 110の一部と見ていたものだが、精査の結果、焼土は確認できなかったものの、埋土下位に炭化物を比

較的多 く含むことと緑 7区の炭窯と形態が類似することから炭窯と判断した。新旧関係はS X 110よ り本遺

構が新しい。平面形は、谷側が崩落により、南側がS X 110と して掘肖Uし たため消失したが、残存部からは

およそ楕円形と推測され、長軸方向は等高線と平行する北西―南東にある。規模は残存する部分で長軸約

200cm、 短軸約120cmを 測 り、壁は外傾して立ち上が り、壁高は山側北壁の最大約40cmか ら谷側に向かい

低 くなる。埋土は黒色系土の自然堆積で、下位には残材の炭化物を多 く含む。底面は谷側に緩 く傾斜し、赤

色変化 した焼土は認められなかった。遺物は出土しなかったが、炭化物は分析によリクリと判明した。

S W69炭窯 (第83図 )

E区緑 7区の北部東斜面中腹、ⅦB-13sグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。検出時にはSX
110の一部と見たものだが、焼土は確認できなかっものの、埋土に炭化物をやや含むことと形態から炭窯と

判断した。S X 110よ り本遺構が新しい。平面形・規模は、谷狽Iが崩落により消失しているが、長軸方向が

等高線と平行する北西一南東で、長さ約280cm、 幅約30cmが残る。壁は外傾 して立ち上がり、壁高は山側

北壁の最大約12cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋土は炭化物を含む黒色上の単層である。残存する底面は

平坦で、赤色変化した焼土は認められず、遺物は出土しなかった。

S W74炭窯・S K155土坑 (第83図、写真図版63)

E区緑 7区の北部東斜面中腹、ⅦB-13rosグリッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。当初 SXI
06の崩落と見ていたものだが、精査の結果、 S K155と 焼土は確認できなかっものの、埋土に焼土と炭化物

をやや含むことと緑 7区の他の炭窯と形態が類似することからS W74を一応炭窯と判断した。 S X 106よ り

本遺構が新しい。

S W74の平面形・規模は、径約70cmの 略円形で、壁は鋭角的に外傾して立ち上がり、壁高は山側北壁の最

大約30cmか ら谷側の約 5cmと 低 くなる。埋土は黒色系上の自然堆積で、下位には残材の災化物を多 く含む。

底面は山側は浅 く窪み、全体的には谷側に緩 く傾斜し、赤色変化 した焼土は認められなかった。

S K155の平面形・規模は、西側が S X 106に よって消失しているが、残存部から径約70cmの略円形を呈

すると推測され、壁は外傾 して立ち上が り、壁高は山側北壁の最大約 7cmか ら谷側に向かい低 くなる。坦

土は黒色上の単層である。両遺構の山Tlllが長さ約40cm、 幅約15cm、 深さ約3cmの溝で連結しているが、雨

裂と思われる。遺物は出土しなかった。

S W85炭窯 (第83図、写真図版63)

E区緑 8区の北部東斜面上位、ⅦB-19r・ sグ リッドに位置し、重機道によって掘削された S X 127の

埋土上面で炭化物の広が りとして検出したもので、本遺構が新 しい。平面形・規模は、長軸方向が等高線と

平行する北西 一南東で、長軸約160cm、 短軸約100cmの 楕円形で、壁は外傾 して立ち上が り、壁高は約

10cmが残る。埋土は基本的には残材の炭化物の単層である。残存する底面はおよそ平坦で、赤色変化 した

焼土は認められなかった。遺物は土師器の奏形土器片数点が出土した。

S W86炭窯 (第83図、写真図版63)

E区緑 8区の北部東斜面上位、ⅦB-18'19rグ リッドに位置し、重機道によって掘削された S X 127の
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SW74・ SK155

Ｂ・
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省

」イ

B

A H_372m

_生_H_493m

A
H=492m

A H_366m

巫二 H‐365m
D

BA

B

SヽV63
1.10YR3/4(暗褐)しまりやや有、粘性有
2 10YR4/4(褐 )し まりやや有、粘性有
3.10YR3/4(暗 褐)しまり無、粘性有
4 10YR17/1(黒 )しまりやや有、粘性有
5 10YR5/8(黄 褐)し まりやや有、粘性有

SW35

翌生―H‐365m
B

SM「 69
1.ЮYR2/2(黒 褐)

しまり有、粘性やや有

SW785
1.10YR3/3(暗褐)しまり極めて有

粘性無、炭化物少量
2.10YR2/1(黒 )し まり極めて有

粘性やや有、炭化物層
3.10YR4/4(褐 )し まり極めて有

粘性やや有、炭化物少量
4.101rttγ 3(にぶい黄褐)

しまり極めて有、粘性無、炭化物微量

A H=492m

SK155
1 10YR3/4(暗褐)しまりやや有、粘性有

SヽV74
1 10YR3/4(暗褐)しまり'粘性やや有
2 10YR/1(黒 )しまり・粘性やや有
3 10YR3/4(暗 tFJ)し まり・粘性やや有
4 10YR3れ (暗掲)し まり・粘性やや有

▲ＡｒＬにには容　Ｂ．

B

A

SW86
1.10YR3/3(暗褐)し まり極めて有、粘性無、炭化物少量
2 10YR2/1(黒 )しまり極めて有、粘性やや有、炭化物層
3 10YR4/4(褐 )しまり極めて有、粘性やや有、炭化物少量

SヽV87
1 10YR3/3(暗褐)しまり極めて有、粘性無、砂質、災化物少量
2.10YR5/4(に ぶい黄掲)しまり極めて有、粘性有、地山プロック少量
3 10YR2/1(黒 )し まり極めて有、粘性やや有、炭化物層

0           1m

第83図  SW63・ 69。 74・ 35。 86・ 87炭窯 。SK155土坑

SW87
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埋土上面で炭化物の広がりとして検出した。S XW64・ 65を底面で検出し、新旧関係は (新)本遺構→SXW
64・ 65→ S X 127(古)である。平面形。規模は、長軸方向が東西の長軸約180cm、 短軸約120cmの楕円形で、

壁は外傾 して立ち上が り、壁高は約10cmが残る。坦土は基本的には残材の炭化物の単層である。残存する

底面はおよそ平坦で、一部火熱よる赤色変化 した焼土が認められた。

遺物は埋土下位から土師器の甕形土器片約10点 とS X W64・ 651こ伴うものかもしれない鍛冶岸類約1.3kg

が出土した。

S W87炭窯 (第83図、写真図版63)

E区緑 8区の北部東斜面上位、ⅦB-19r・ sグ リッドに位置し、重機道によって掘削されたS191埋土

上面及びⅥ層中で炭化物の広が りとして検出したもので、本遺構が新しい。平面形・規模は、長軸方向が等

高線と平行する北西―南東で、長軸約280cm、 短軸約100cmの楕円形で、壁は外傾 して立ち上が り、壁高は

約5cmが残る。埋土は基本的には残材の炭化物の単層である。残存する底面はおよそ平坦で、部分的に火熱

よる赤色変化 した焼土が認められた。遺物は出土しなかった。 1/1ヽ 山内)

S K100土坑 (第84図、写真図版64)

E区緑 7区東側斜面の中腹、ⅦC-16a・ 17aグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。本遺構は急

斜面に位置するため、斜面下方は自然崩落により消失している。遺存する平面形は略方形を呈し、規模は開

口部約120× 105cm、 底部約90× 75cmが遺存する。壁は斜面上方では鋭角的に立ち上が り、壁高約70cmを

測るが、斜面下方は遺存しない。埋土は 5層 に細分されるが、基本的には斜面上方からの流入土と壁の崩落

土の自然堆積と思われる。底面は平坦で極めて堅くしまる。また遺構周辺からは、本遺構に伴うと思われる

柱穴が 4基確認できた。遺物は出土しなかった。 (小林 )

S K109土坑 (第84図、遺物図版15、 写真図版64・ 219)

E区緑 7区東側の斜面中腹、ⅦB-15tに 位置し、検出面はⅣ層である。本遺構はS X 102と の重複が見

られる。検出状況として、 S X Io2精査時にS X I02の壁と考えて掘 り進めていたところ、壁が円形に巡る

様相を示 し、更ににぶい黄褐色上の円形の広が りを確認した。平面形はほぼ円形を呈 し、規模は開口部約

160～ 180cm、 底部約180～ 190cmを測る。壁はほぼ垂直に立ち上がるが、東側は上部で内傾する。壁高は東

側で150cm、 西側で75cmを 測る。埋土は12層 に分層され、褐色土と黄褐色上の 2層 に大別される。埋土上

位は、斜面上部からの流れ込みによる褐色上の自然堆積 (S X 102埋 土)と 思われるが、埋土中～下位は、

斜面下方である西側からの堆積の様相を示し、にぶい黄褐色のしまりのある土が見られることから、SXI
02を作る際に整地する目的で、人為的に埋め戻された可能性が考えられる。以上のことから、 S K 1091ま S

X102よ りも旧いと推測される。底面は堅く締まり、おおむね平坦である。

遺物は土師器の甕形土器の底部と口縁部片が埋土下位から2点 (156・ 158)出土している。また、埋土上

位から土師器の養形土器の底部と口縁部片が 2点 (155・ 157)出 土しているが、 S X 102に伴う可能性が考

えられる。

S Kl19土坑 (第84図、写真図版64)

(本多)

E区緑 7区の北部東斜面中腹、ⅦB-12rグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。平面形・規模は

略楕円形を呈し、開口部約170× 130cm前 後、底部約135× 105cm前後を測る。壁はほぼ垂直に立ち上が り、

壁高は東の山側で最大約100cmか ら東側の約35cmと 谷側に向かい低 くなる。埋土は10層 に細分されるが、

上位の褐色系土と下位の黒色土がレンズ状の自然堆積である。底面は概ね平坦である。

遺物は土師器の甕形土器片少量と郭形土器片 2点、羽口片 4点、鍛冶津少量が出土した。   1/1ヽ 山内)
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P2← 22)
SK100

A ._409m

SKl19

A

A H_378m

SK109

Щ②

／

Ｂ

一Ａ一中∩）
A B

B

SK100
1 10YR4/4(掲 )しまり有、給性やや有
2 10YR3れ (暗褐)し まり有、粘性やや有
3 10YR7/4(に ぶい黄橙)し まり有、粘性やや有
4.10YR2/1(黒 )しまり堅、粘性やや有
5。 10YR2/2(黒褐)し まり堅、粘性やや有

SKl19
1.10YR4/4(褐 )し まり・粘性弱
2 10YR4/3(に ぶい黄褐)しまり弱、粘性中
3,10YR4/6(褐 )しまり中、粘性弱～中
4 10YR4/4(褐 )し まり中～強、粘性中
5 10YR5/4(に ぶい責褐)し まり強、粘性中
6 10YR4れ (褐)しまり中～強、粘性中、戊化物粒少量
7 10YR3/4(暗 褐)しまり中、粘性弱
8.10YR4/3(に ぶい黄褐)しまり中、粘性弱
9 10YR3/4(暗褐)しまり中、粘性中～強
10.10YRV4(褐 )し まり中、粘性中～強

第84図  SK100・ 109・ 119土坑

＼
＼ 野

A  H_397m

!:韓議糧|と:考二,奪急魯～強、粘性なしISXIC12坦

土
5,10YR4/6(褐 )し まり中～強、粘性無
6.lσrR4/4(褐 )しまり中～強、粘性弱
7.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり中～強、粘性弱、マサ土小量

8 10YR4/4(褐 )しまり中、粘性弱
9.10YR4れ (褐)しまり中～強、粘性弱、マサ土多量

10 10YR4/6(褐 )しまり中、粘性中、マサと小量
■ 10YR5/4(にぶい黄褐)し まり中、粘性弱
12 10YR7/4(に ぶい黄橙)し まり中～強、粘性無
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S K131土坑 (第85図 )

E区緑 7区東側の斜面中腹、ⅦB-15tに 位置し、検出面はⅥ層である。本遺構はS X 102と の重複が見

られ、 S X 102を 精査中に床面で楕円形の暗褐色上の広が りとして確認したものであり、 S X 102よ りも旧

い。また、 S X 102の 平面形から西側に張 り出すように位置していることから、 S X 102に伴う可能性は低

いと考えられる。平面形はほぼ楕円形を呈 し、規模は開口部約220× 160cm、 底部約180× 115cmを 測る。長

軸方向は等高線に直交する東―西方向にある。壁は斜面上方である東側では鋭角的に立ち上が り、上部で外

傾する。斜面下方である西側では、鋭角的に立ち上がる。壁高は東側が57cm、 西側が27cmを 測る。埋土は

4層に分層される。 4層の黄褐色土の上に暗褐色土と褐色土が斜面上部から流れ込んでいる様相から自然堆

積 と思われる。底面は堅く締まり、おおむね平坦である。出土遺物はない。

S K135土坑 (第85図、写真図版64)

E区緑 7区東側の斜面中腹、ⅧC-15aに位置する。検出面はⅥ層である。本遺構は S K164と 重複 し、

西側の一部を切 られる。検出状況として、 S K164を 精査後、斜面上方の東側において、 S K 1641こ 切 られる

暗褐色上の広が りとして確認したことから、 S K 1351よ S K 164よ りも旧いと思われる。残存部から推測され

る平面形は、不整な楕円形を呈し、開口部は推定約110× 80～ 100cm、 底部約70× 43cmである。長軸方向は

等高線に直交する東―西方向にある。壁は緩やかに立ち上が り、上部で外傾する。壁高は約25cmで ある。

埋土は 2層 に分層される。にぶい黄褐色上の上に斜面上方から流れ込んだ褐色土が堆積 していることから、

自然堆積 と思われる。底面は堅く締まり、おおむね平坦であるが、底面の一部が木根による攪乱を受けてい

る。出土遺物はない。

S K136土坑 (第85図 )

E区緑 7区東側の斜面中腹、ⅦC-14aに位置 し、検出面はⅥ層である。本遺構は、 S K165と 重複 し、

東側壁の上部を切られる。検出状況として、 S K165を 精査中に斜面下方の西側底面において、 S K 1651こ 切

られる暗褐色土の広が りとして確認した。残存部から推測される平面形は、不整形を呈し、規模は開口部約

120～ 125cm、 底部約80～86cmを 測る。壁は緩やかに立ち上が り、西側は木根の攪乱により遺存 しない。壁

高は南側が25cm、 北側が14cmを 測る。埋土は 3層 に分層される。斜面上部から流入した暗褐色と褐色の土

が堆積 していることから自然堆積と思われる。底面は堅 く締まり、おおむね平坦であるが、底面の一部が木

根による攪舌しを受けている。出土遺物はない。

S K137土坑 (第85図、遺物図版 15、 写真図版64・ 220)

(本多)

E区緑 7区の中央部東斜面上部、ⅦC-17cグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。 S X 104Aと

重複 し、本遺構が新 しい。平面形・規模は、山側開口部が崩落しているが、開口部径約130cm、 底部径約

130cmの 円形で、断面形は深さ約100clnの フラスコ状を呈する。埋土は 9層に細分される褐色系土と黒色土

が交互のレンズ状の自然堆積である。底面は概ね平坦である。

遺物は土師器の甕形土器片数点と郭形土器片及び羽口片が各 1点、鍛冶滓が微量出土した。

S K138土坑 (第85図 )

E区緑 7区の中央部東斜面上部、ⅦC-16bグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。当初 S143の

崩落と見たものだが、精査の結果土坑と判明したもので、本遺構が新 しい。平面形・規模は、西側をS143

の掘削で消失 したが、残存部から開口部径約130cm前後、底部径約75cm前後の略円形と推測され、壁は外

傾 して立ち上が り、壁高は山側の最大約70cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋土は掘削 したため不明、底面

は概ね平坦である。遺物は出土しなかった。
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SK131

A

A H_384m

SK131
1 lllYR3/3(暗 褐)し まり中、粘性中
2.10YR4/6(褐 )し まり・粘性中
3 10YR5/6(黄 褐)し まり中、粘性中～強
4.10YR5/8(黄 褐)し まり強、粘性中、マサ土多握

SK137      ω
l

シ

〇
|

A_H_392m

B

B

A H_374m

B

B

SK136
1 10YR3β (暗褐 )

しまり・粘性中
2 10YR4/4(褐 )

しまり 粘性中
3.10YR3れ (暗褐)

しまり'粘性中

SK135
1 10YR4/4(褐 )し まり中～強、粘性中
2 10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり中～強、粘性弱、マサ土多量

SK136

A H_362m

A

ω
l

日卜⇔∞＝ＨＩ釧Ｉ　Ｂ・
A H=391m B

SK137
1.10YR5/6(黄褐)し まり弱、粘性無
2.10YR3/4(暗褐)しまりやや有、粘性無

黄褐色土多量
3.10YR3/4(暗 褐)し まりやや有、粘性無
4.10YR3/4(暗 褐)し まり有、粘性無

黄褐色土少量
5 111YR4/6(褐 )し まり弱、粘性やや有
6 10Y財 4(褐 )し まり・粘性やや有

暗褐色土多量
7 10YR3れ (暗褐)し まり弱、粘性やや有

褐色土少量
8 10YR4/4(褐 )しまり'粘性やや有
9,10YR4/6(褐 )しまり 粘性やや有

第85図  SK131・ 135・ 136・ 137・ 138土坑

0           1m
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S K142土坑 (第86図、遺物図版15、 写真図版64。 220。 325)

E区緑 7区の北部東斜面中腹、ⅦB-13sグ リッドに位置し、検出面はV・ Ⅵ層上面である。平面形。規模

は略楕円形を呈し、開口部約220× 170cm前後、底部約140× 115cm前 後を測る。壁は下位は外傾 し、山側上

位はほぼ垂直に立ち上が り、壁高は東の山側で最大約90cmか ら西側の約30crnと 谷側に向かい低 くなる。埋

土は上位の褐色系土と下位の黄褐色系土に大別される人為的堆積である。底面は概ね平坦である。

遺物は埋土から須恵器の奏形土器片 3点、羽口片 9点、鍛冶津約 2 kgと 検出面で二枚貝が微量出土した。

S K146土坑 (第86図、写真図版64)

E区緑 7区の北部東斜面中腹、ⅦB-1lrosグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。平面形・規模

は略楕円形を呈 し、開田部約200× 180cm前 後、底部約170× 140cm前後を測る。壁は下位は鋭角的に外傾し、

山側上位はさらに外反する。壁高は東の山側で最大約80cmか ら西側の約30cmと 谷側に向かい低 くなる。埋

土はlo層 に細分される黄褐色系土と黒色土が交互のレンズ状の自然堆積である。底面は概ね平坦だが、中央

に70× 50cm、 深さ約15cmの 浅い鍋形のビットがある。

遺物は埋土から土師器の奏形土器片 3点、羽口片 1点が出土した。

S K148土坑 (第86図 、写真図版65)

E区緑 7区の南部東斜面中腹、ⅦC-15dグ リッドに位置し、検出面はⅢ・Ⅳ層上面である。平面形・規模

は、開口部径約110cm、 底部径約80cmの略円形で、断面形は深さ約70cmの筒状を呈する。埋土はⅢ層起源

の黒色系土がレンズ状の自然堆積である。底面は概ね平坦である。

遺物は埋土から土師器の奏形土器片が 1点のみ出土した。

S K149土坑 (第86図、遺物図版15、 写真図版65。 220)

E区緑 7区の南部東斜面中腹、ⅦC-15。 16eグ リッドに位置し、検出面はⅢ・Ⅳ層上面である。位置的に

S161と 重複すると思われるが、直接の切 り合いがなく新旧は不明である。平面形・規模は、開口部径約

100cm、 底部径約90cmの略円形で、断面形は深さ約75cmの筒状を呈する。埋土はⅢ層起源の黒色系± 6層

からなる人為的堆積である。底面はやや凹凸がある。

遺物は埋土から土師器の養形土器片が数点のみ出土 した。

S K151土坑 (第86図、遺物図版15、 写真図版65。 220)

E区緑 7区の北部東斜面下位、ⅦB-8・ 9rグ リッドに位置し、検出面はⅢ・Ⅵ層上面である。平面形・規

模は略楕円形を呈し、開田部約145× 100cm前後、底部約115× 80cm前後を測る。壁はほぼ垂直に立ち上が

り、壁高は東の山側で最大約35cmか ら西側の約10cmと 谷側に向かい低 くなる。埋土はⅢ層起源の黒色系土

の自然堆積である。底面は概ね平坦である。

遺物は埋土から土師器の甕形土器底部片 2点 (153・ 154)と 鍛冶滓が少量出上した。

S K152土坑 (第87図、遺物図版15、 写真図版65。 220)

E区緑 7区の北部東斜面下位、ⅦB-9sグ リッドに位置し、検出面はⅢ・Ⅵ層上面である。平面形・規模

は略楕円形を呈し、開口部約165× 95cm前後、底部約150× 85cm前後を測る。壁はほぼ垂直に立ち上がり、

壁高は東の山側で最大約45cmか ら西側の約10cmと 谷側に向かい低 くなる。埋土はⅢ層起源の黒色系土の自

然堆積である。底面は概ね平坦である。

遺物は埋土から土師器の奏形土器片と郭形土器片が数点、鍛冶津が微量出土した。

S K153土坑 (第87図、遺物図版15、 写真図版65。 220)

E区緑 7区の中央部東斜面上部、ⅦC-16b・ cグ リッドに位置し、検出面はV・ Ⅵ層上面である。位置的
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A

SK142

A H=361m

SK142
1.10YR4/3(に ぶい責褐)し まりやや有、粘性無

2.10YR4/4(褐 )し まりやや有、粘性有
3.10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり 粘性やや有
4 10YR5/6(黄 褐)し まり強、粘性有

SK148

A

A H_363m

SK148
1.10YR3/3(暗 褐)し まり有、粘性やや有
2.10YR2/1(黒 )し まりやや有、粘性有
3.10YR3/4(暗 褐)し まり有、粘性やや有

4 10YR2/2(黒 褐)し まり・粘性有
5 10YR3/4(暗 褐)し まり。粘性有

0           1m

SK146

A

A H_341�

SK149

A

A H=367m

SK149
1.10YR5/4(に ぶい責褐)し まり有、粘性やや有
2.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性やや有

3 10YR1 71(黒 )庚化物
4 10YR3/3(暗 褐)し まりやや有、粘性有
5,10YR2/3(黒 褐)し まり強、粘性有
6 10YR3/3(暗 褐)し まり強、粘性有

第86図  SK142・ 146。 148・ 149。 151土坑

B

SK146
1 10YR4/3(1こ ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、砂質

::【護認ユ繰郭肇と婁P殺 癬 鷺象転饂F薬化物少量
4.10YR2/3(黒 褐)しまり有、粘性やや有
5 10YR4/6(褐 )しまり有、粘性弱

}睡 糧 だ を端 誹
中 燦

9 10YR4/3(に 然い黄褐)し まり'粘性弱
lo.10YR2/2(黒 褐)し まり'粘性やや有

SK151

A

A H_302m

SK151
1 10YR2/3(黒 褐)し まり・粘性やや有
2.10YR3/4(暗 褐)し まり 。粘性やや有
3.10YR4/4(褐 )しまり有、粘性弱

B

Ａ

Ｂ

一

B

B

O
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にS143・ S K 125と重複すると思われるが、直接的な切り合いがなく新旧は不明である。平面形・規模は、

開口部径約170cm、 底部径約145cmの 略円形で、壁の開口部が崩落によりやや開くが、断面形は深さ約

100cmの筒状を呈する。埋土は7層 に細分されるが、上位褐色系土と下位の黒色土が大別される水平堆積の

人為的ものと思われる。底面は概ね平坦である。

遺物は土師器の奏形土器片少量、羽口片と砥石片各 1点、鍛冶津約 l kgが出土 した。 (小山内)

S K163土坑 (第87図、写真図版65)

E区緑 7区東側の斜面中腹、ⅦC-15aグ リッドのほぼ中央に位置し、検出面はⅥ層である。検出状況と

しては、暗褐色土の広が りに炭化物粒が見られたことから、当初は炭窯として精査を進めたが、及化物は埋

土上面からの出土のみであり、それ以外の層からの出土はなかった。また、底面に焼土が認められなかった

ことから土坑と判断した。平面形は精円形を呈 し、規模は開口部128× 87cm、 底部は110× 70cmである。長

軸方向は等高線と平行する北西―南東方向にある。壁は斜面上方である東側は、ほぼ垂直に立ち上が り、壁

高は20clnを測る。斜面下方である西側は鋭角的に立ち上がるが、斜面のため自然崩落により削られてお り、

壁高は 5cmと 低い。埋土は 3層 に分層される。壁の崩落と思われる責褐色土の上に斜面上からの流入 した

暗褐色の土が堆積 していることから自然堆積 と思われる。底面は堅く締まり、斜面下方に向かってやや傾斜

している。南東隅の一部が木根による攪乱を受けている。出土遺物はない。

S K164土坑 (第87図、写真図版65)

E区緑 7区東側の斜面中腹、ⅦC-15aグ リッドの北西隅に位置し、検出面はⅥ層である。本遺構はSK
135・ 167と 重複する。本遺構精査中に下位からS K135・ 167を検出したため、両土坑より本遺構が新 しい。

検出状況としては、黒褐色土の広が りに炭化物粒が疎 らに見えたことから、当初は炭窯として精査を開始し

たが、炭化物の出土は埋土上面からのみであ り、底面に焼土も確認できないことから、土坑と判断したもの

である。平面形は略円形を呈し、規模は開口部約100～ 130cm、 底部約80～ 110cmである。壁は斜面上方で

ある東側では鋭角的に立ち上が り、壁高は27cmを 測る。斜面下方である西側の立ち上が りは緩やかである

が、傾斜のため自然崩落により削られていると思われ、壁高は 7cmと 東側に比べて低い。埋土は 3層 に分

層される。また、 3層下位の遺構のほlF中央部に廃棄されたと思われる焼土が見 られたが、埋土上層は、暗

掲色土と黒褐色土の土が斜面上部から流入 した自然堆積と思われる。底面はやや堅 く締まり、おおむね平坦

である。出土遺物はない。

S K165土坑 (第87図、写真図版66)

E区緑 7区東側の斜面中腹、ⅦC-14aグ リッドの北東に位置し、検出面はⅥ層である。本遺構はSK
136・ 167と 重複する。本遺構底面で S K 136・ 167を検出したため、両土坑より本遺構が新 しい。検出状況と

しては、暗褐色上の広がりが認められ、炭化物粒が埋土上面に見えたことから、災窯として精査を開始 した

が、炭化物の出土は埋土上面からのみであり、底面に焼土が確認できないことから土坑 と判断したものであ

る。平面形は略円形を呈し、規模は開口部約115～ 145cm、 底部約100～ 120cmである。斜面上方部である東

側では、壁は緩やかに立ち上が り、壁高は30cmを 測る。斜面下方である西側 も立ち上が りは緩やかである

が、自然崩落により削られており、壁高は4cmと かなり低い。埋土は4層 に分層される。 3層下位の遺構の

ほぼ中央に廃棄されたと思われる焼土が見られたが、埋土上層は暗掲色土と黒褐色土が斜面上部から流入 し

た自然堆積と思われる。底面は堅 く締まり、斜面下方に向かってやや傾斜 している。出土遺物はない。

S K167土坑 (第87図、写真図版66)

E区緑 7区東側斜面の上部、ⅦC-15aグ リッドの北西隅に位置し、検出面はⅥ層である。本遺構は、 S
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SK152

A H=300m

SK152
1.10YR/3(黒 褐)し まり 粘性やや有
2 10YR3/4(暗 褐)し まり'粘性やや有

SK164

A

A  H_3■
5m

SK164
1.ЮYR3/4(暗 褐)し まり弱、粘性中
2.10YR2/2(黒 褐)しまり・粘性中、炭化物少量

3 10YR2/3(黒 褐)しまり。粘性中

0           1m

A H=И3m

SK153
1 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり強、粘性無
2 10YR2/3(黒 褐)し まり中、粘性弱
3 10YR4/4(褐 )しまり中、粘性弱
4.10YR4/3(に ぶい黄掲)しまり中、粘性弱、炭化物少量

5 10YR3/2(黒褐)しまり中、粘性弱
6.10YR5お (黄褐)し まり中、粘性弱
7 10YRプ 3(暗褐)しまり中、粘性弱、炭化物少量

SK165

A H_368m

SK165
1,10YR3/4(暗褐 )

2 10YR2/2(黒 褐 )

3.10YR3/3(暗褐 )

4.10YR2/3(黒 褐 )

界87図  SK152・ 153・ 163・ 164・ 165。 167土坑

SK163

A H_377m

SK163
1 10YR3/4(暗褐)しまり中、粘性弱
2 10YR2/2(黒 褐)し まり中、粘性弱
3 10YR5/6(黄 褐)し まり中、粘性弱

SK167

A_H_374m

SK167
1.10YR2/3(黒褐)し まり 粘性中
2 10YR2/1(黒 )し まり・粘性中、炭化物少量

3 10YR4/6(褐 )し まり中、粘性弱

SK153

A

BB

BA

B

有

　

有

や

　
や

無

や
無

や

縫

縦
縦

縦

有

有

有

有

し

し

し

し

④

でく3
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K164・ 165と 重複する。検出状況としては、 S K164・ 165を 精査 していたところ、両遺構の底面にまたがる黒

褐色土の精円形の広が りを認めたものであり、 S K164・ 165よ り旧い。埋土上～中位から戊化材を検出した

ため当初は炭窯としていたが、炭化材の出土が底部からではないことと、底面に焼土が確認できないことか

ら、土坑と判断したものである。残存する平面形は、歪な円形を呈 し、開田部約100× 70～80cm、 底部約

87× 60～ 70cmで ある。残存する壁は、東壁は緩やかに立ち上が り、壁高は 8cmを 測 り、西壁は S K 165に

より遺存 しない。埋土は 3層 に分層される。褐色土、暗褐色土、黒褐色土が斜面上方である東側から流入し

ていることから、自然堆積と思われる。底面は堅く締まり、斜面下方に向かってやや傾斜 している。

遺物は上～中位から炭化材が出土し、鑑定の結果、クリであることがわかった。

S K199土坑 (第88図、遺物図版16。 17・ 85。 119、 写真図版66。 220・ 274・ 301)

(本多)

E区緑 8区の北部東斜面上位、ⅦB-17p・ qグ リッドに位置し、重機道によって掘削されたS192の 床

面で検出した。埋土が貼床土であったことから本遺構が古い。平面形・規模は、開口部径約175cm、 底部径

約185cmの略円形で、断面形は深さ約35cmの フラスコ状を呈する。埋土は17層 に細分されるが、 S192の

貼床土となる黄褐色系上の人為的堆積である。底面は概ね平坦だが、中央に径約50cm、 深さ約20cmの ピッ

トがある。

遺物は埋土から土師器の甕形土器片20数点、須恵器の奏形土器片 1点、砥石 1点 (57)、 棒状鉄製品 1点

(35)、 鉄塊系遺物 1点 と鍛冶津約0.6kgが出土した。

S K200土坑 (第88図、写真図版66)

E区緑 8区の北部東斜面上位、ⅦB-18rグ リッドに位置し、V層上面で検出した。平面形・規模は、谷

側が崩落により消失しているが、開口部径約100cm、 底部径約85cmの略円形と推定され、断面形は深さ約

50cmの鍋形を呈する。埋土は褐色上の単層である。

遺物は埋土から土師器の甕形土器片と郭形土器片が数点出土したのみである。

S K202土坑 (第88図、写真図版66)

E区緑 8区の北部東斜面上位、ⅦB-17qグリッドに位置し、重機道によって掘削されたS192の床面で

検出した。埋土が貝占床土であったことから本遺構が古い。平面形・規模は、谷側が崩落により消失しており、

残存部では開口部約150× 90cm前後、底部約115× 80cm前後の略精円形を呈し、壁は外傾 して立ち上がり、

壁高は東の山側で最大約20cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋土は上位 S19顔占床土、中位黒色土と下位褐

色土は自然堆積である。底面は概ね平坦である。遺物は出土しなかった。

S K209土坑 (第88図、写真図版66)

E区緑 8区の北部東斜面上位、ⅦB-17qグ リッドに位置し、V層上面でS191の 精査過程で検出した。

本遺構が切られ、古い。平面形・規模は、北側はS191に より、谷側は崩落により消失しているが、開田部

径約90cm、 底部径約30cmの 略円形と推定され、壁は底面から明瞭な稜をもたず立ち上が り、深さ最大約

35cmを 測る不整なボール形を呈す。埋土は褐色土の単層である。遺物は出土しなかった。

S K274土坑 (第88図、遺物図版16、 写真図版66。 221,263)

E区緑 8区の北端東斜面の微小な洞状地形のⅦB-15'16qグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面だが、

当初 S X 109の崩落部と見ていた部分であり、精査の結果土坑と判明したものである。平面形・規模は、谷

側が崩落により消失しており、残存部では開口部約175× 75cm前後、底部約150× 65cm前後の略楕円形を呈

し、壁は外傾 して立ち上が り、壁高は東の山側で最大約50cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋土はマサ土を

主体とした自然堆積で、底面は概ね平坦である。

-166-



A

SK199

イヽ
B

A H_4831n

SK199
1 10YRν 3(1こ ぶい黄褐)し まり極めて有、粘性無、砂質、炭化物微量
2.10YR6/3(に ぶい黄橙)し まり極めて有、粘性無、マサ土少量

3 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり極めて有、粘性無、マサ土微量
4.10YR4/73(1こ ぶい黄褐)しまり極めて有、粘性無、砂質

焼土粒 炭化物微量
5.10YR5/3(に ぶい黄掲)しまり極めて有、粘性無、砂質
6.10YКツ3(に ぶい黄褐)しまり極めて有、粘性無、砂質、炭化物微量
7.10YR6/3(に ぶい黄橙)しまり極めて有、粘性無、マサ土少量

8.10YR4/4(褐 )し まり極めて有、粘性無、砂質
炭化物微量、焼土粒少量

9.10YR6/4(に ぶい責橙)しまり極めて有、粘性やや有
10 10YR4/3(1こ ぶい黄褐)し まり極めて有、粘性無、砂質

焼土粒・炭化物微量
11 10YR6/4(に ぶい黄橙)しまり極めて有、粘性やや有
12.10YR73(に ぶい黄褐)しまり極めて有、粘性無、砂質
13.10YR5/3(に ぶい黄褐)しまり極めて有、粘性無、砂質
14.10YR3/4(暗 褐)しまり有、粘性無、砂質、炭化物微量

15.10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり極めて有、粘性無、マサ土微量
16.10YR4/3(に ぶい黄褐)しまりやや有、粘性無、砂質
17 10YR4/4(掲 )し まりやや有、粘性無、砂質

SK209

A H_489m

SK209
1 10YR4/4(掲 )しまり 粘性右

SK200

A

SK21Xl
l 10YR74(褐 )

しまりやや有、粘性右

A Hi483m

SK202
1.10YR5/4(に ぶい黄褐)

しまり有、粘性やや有
2.10YR2/3(黒 褐)し まりやや有

粘性有、炭化物微量
3.10YR6/6(明 黄褐)し まり'粘性有

SK274

SK274
1.25Y6/3(に ぶい黄)し まり極めて有、粘性無、砂質
2.25Y4/6(オ リープ褐)し まり有、粘性無、砂質
3.25Y5/3(黄 褐)し まり有、粘性無、砂質
4.25Y6れ (にぶい責)し まり極めて有、粘性無、砂質

上H436ヱ  K

イ

Ｂ・
A

AH言489m 三

SD21
1.10YR5/4(1こぶい黄掲)し まりやや有

粘性無、砂質、マサ土多量

0           1m

第38図  SK199。 200・ 202・ 209。 274土坑 。SD21溝跡

0                 2m

―

-167-



遺物は埋土から土師器の甕形土器片と羽口片数点、炉壁 と鍛冶津類が微量出土した。

S D21溝跡 (第88図、写真図版66)

E区緑 8区の北端東斜面のⅦB-16qグ リッドに位置 し、北西側調査区外に続 く。検出面はⅥ層上面であ

る。等高線 と平行するもので、谷側は崩落により消失 しているが、検出した部分では総長約 4m、 幅約

30cmを 測る。横断面形は浅い皿形を呈 し、山側の壁は約10cmを 測る。埋土はマサ土の単層である。底面は

やや谷側に傾斜するが、概ね平坦である。遺物は出土 しなかった。 1/1ヽ 山内)

S N06焼土遺構 (第89図 )

E区緑 7区 中央斜面下方部、ⅦC-1l bグ リッドに位置し、検出面はⅢb層である。検出状況 としては、

橙色焼土の広が りとして認めたものである。平面形は不整形である。規模は27× 12～ 23cm、 焼土の厚さは

5cmで、堅く締まる。出土遺物はない。

S N07焼土遺構 (第89図 )

E区緑 7区中央斜面下方部、ⅦC-1l bグ リッドに位置し、検出面はⅢb層である。検出状況 としては、

橙色焼上の斑な広が りで、焼成の強い橙色焼土部と焼成の弱い明褐色焼土部が確認できる。平面形は不整形

であり、規模は81× 38～45cmで、橙色の焼土の厚さは1lcmである。焼土は堅く締まる。出土遺物はない。

S N08焼土遺構 (第89図 )

E区緑 7区中央斜面下方部、ⅦC-12cグ リッド南東に位置し、検出面はⅢb層である。検出状況として

は、橙色焼土の広が りとして認めたものである。調査員の不手際により、平面図作成前に熱残留磁気測定を

行ない遺構の大部分を破壊 してしまったため、熱残留磁気測定後に作成した平面図、測定前の平面写真など

から推測される平面形は不整形であった。焼上の厚さは 5～10cm前 後と推測される。出土遺物はない。

S N09焼上遺構 (第89図 )

E区緑 7区中央斜面下方部ⅦC-12dグ リッドに位置し、検出面はⅢb層である。検出状況としては、橙

色焼土の広が りとして認めたものである。平面形は不整な 3部分が認められる。規模は北側の焼土が21×

1lcm、 東側に位置する焼上が12× 10cm、 西側に位置する焼土が13× 1lcmで、焼土の厚さは 4～ 5cmであ

る。やや堅く締まる。出土遺物はない。 (本多)

S N25焼土遺構 (第89図 )

E区緑 7区の北部東斜面中腹、ⅧB-13rグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。当初 S X I06の

崩落と見ていたものだが、崩落土の除去後に炭化物と焼土の広が りを確認したものであり、状況から戊窯の

底部痕跡の可能性もある。平面形は部分的に散在する不整形で、炭窯の底部で確認される焼土 と類似する。

焼上の厚さは 2cm以下で火熱による赤色変化も弱い。上面の炭化物以外に遺物は出土しなかった。

S N31A・ B炉跡 (第89図 )

E区緑 7区の中央部東斜面上部、ⅦC-16cグ リッドに位置する。S X 104Cの 貼床下のⅣ層中で検出し、

掘 り込みを有する炉跡であると判断した。確認状況から、新旧関係は (新)S X 104C→ S N31A→ B(古 )

である。

S N3司 Aは、平面形・規模は、開口部長軸約105cm、 短軸約90cm、 底部長軸約80cm、 短軸約65cmの 略隅

丸方形を呈し、壁は外傾 して立ち上が り、壁高は約10cmが残る。埋土はS X 104Cの貼床土である。底面

は概ね平坦で、中央には火熱により40× 30cmの広が りで、厚さ3cmほ どが赤色変化 していた。遺物は出土

しなかった。

S N31Bは 、谷側が崩落により消失しているが、残存部での平面形・規模は、開口部長軸約190cm、 短軸
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SN06
には」阻隕府　Ｂ．

A

＼

A H=313m

SN09

A

A H_398m

SN53
1.10YR3/3(暗 褐)しまり無

粘性有、炭化物微量
2.75YR4/6(褐 )弱い焼土

B A H=320m

B

SN31A

A

A H_386m

SN31 B

SN31B
1 5YR6/8(橙 )焼土

B

A

A H=31つm             B

A H=491m B

０
修

A H_366m B

Д

上

SN25
1 75YRν 8(明褐)し まり有、粘性やや有、炭化物多量
2 75YR5浴 (明褐)弱い焼土

SN40
1.5YR5/4(に ぶい赤褐)強い焼土
2 75YR5/4(1こ ぶい褐)弱い焼土

SN31A
l.5YR5/8(明 赤褐)焼土

SN32

A H_398m B

SN32
1,1ばrR4/4(褐 )しまり有、粘性やや有
2.10YR3/4(暗 褐)しまり有、粘性やや有
3.10YR2/2(黒褐)しまり有、粘性やや有
4.5YR4/8(赤 褐)焼上

0            1m

A ._3も蕊
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約90cm、 底部長軸約140cm、 短軸約75cmの略楕円形を呈し、壁は外傾して立ち上が り、壁高は山側の最大

約25cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋土はS X 104Cの貼床土である。底面は概ね平坦で、中央には火熱

により20cmほ どの広が りで、厚さ3cmほ どが赤色変化していた。遺物は出土しなかった。 (小山内)

S N32炉跡 (第89図、遺物図版64、 写真図版251)

E区緑 7区東側斜面の中腹、ⅦC-16aグリッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。本遺構は検出時の

状況から土坑と思われたが、精査の結果、底面に厚 く強い赤褐色変化した焼土が広がることから、掘 り込み

を有する炉跡であると判断した。本遺構斜面下方は自然崩落により消失しているため遺存 しない。また本遺

構西側で P2、 斜面上方でPlを 確認した。P2は本遺構を切ることから本遺構に伴わないものと考えられる

が、本遺構とPl及びPlと P2の 関係については不明である。遺存する平面形は略楕円形を呈すが、本来

は円形に近い形状を呈すと推定される。遺存する規模は開田部約85× 55cm、 底部約50× 35cmを 測る。壁は

斜面上方では外傾して鋭角的に立ち上が り、壁高は約45cmを測るが、斜面下方においては遺存 しない。埋

土は斜面上方から流入した褐色土系の自然堆積で、 3層 に分けられる。底面はほぼ平坦で、厚さ5cm程度

の赤褐色焼土が広がっている。

本遺構からの出土遺物はないが、P2か ら羽口 (53)が 出土した。 (小林 )

S N40焼上遺構 (第89図 )

E区緑 8区の北部東斜面上位、ⅦB-18qグリッドに位置し、重機道によって掘削されたⅥ層中で検出し

た。位置・面的に見て S X W34等 と関連したものであった可能性が高い。平面形は径約40cmの円形で、厚さ

約 5cmほ どが火熱により赤色変イとしていた。遺物は出土しなかった。

S N53炉跡 (第89図 )

E区緑 8区の北端東斜面のⅦB-14rグ リッドに位置し、検出面はⅣ層上面である。赤色変化の弱いリン

グ状の焼土を確認し、精査の結果、掘 り込みを有する炉跡であると判断した。谷側が崩落により消失してい

るが、残存部での平面形・規模は、開口部径約25cm、 底部径約15cmの略円形を呈し、遺存する壁は外傾し

て立ち上が り、壁高は山側の最大約10cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋土は基本的には炭化物を微量含む

黒色土の単層である。底面は谷側に向かい緩 く傾斜 し、底面中央を除き火熟によりおよそ径30cmほ どの広

がりで、厚さlcm以下が弱く赤色変化していた。遺物は出土しなかった。

②緑9区・緑10区

1/1ヽ 山内)

緑 9,10区 はE区南半の一段高い谷部にあたる。両区の位置する地形は、赤22区 を起点とした北西方向・北

方向に廷びるVの字状をした尾根に囲まれた埋没谷である。緑 9区谷底は緩やかな勾配で北方向に開け、一

段下がった緑 7区へと繋がる。緑 9区の東側斜面は赤23区尾根頂部、西側斜面は赤21区尾根頂部へとそれぞ

れ繋がる急傾斜となっている。緑10区は緑 9区の西側の区域で、赤20区 の東側斜面にある 2本の小さな沢筋

にあたり、中腹で合流 して緑 9区谷底へと至るややきつい傾斜となっている。 2本の沢筋の各々の規模は、

北側沢筋の谷底では長さ約25m、 幅約 3m、 南側沢筋の谷底では長さ約35m、 幅約10mであり、標高差は赤

20区尾根頂部と緑10区下方では約18mである。検出面は両区とも、尾根 と繋がる斜面上方においてはⅣ層～

Ⅵ層となるが、斜面中腹から谷の最深部においてはE区北側の緑 7区同様、黒色上のⅢ層が細分され、Ⅲa

層が古代の検出面となる。

遺構は緑 9区では、竪穴住居跡1棟、工房跡 2棟、鉄生産関連炉跡 4基、炭窯 2基、焼土遺構 3基、炉跡

1基、廃土場 2ケ 所、緑10区では、工房跡 2棟、鉄生産関連炉跡 2基、炭窯 1基が検出された。分布状況は

赤23区 の尾根頂部から下る斜面中腹の緑 9区、緑10区の北側沢筋の斜面裾部分に集中する。   1/1ヽ 山内)
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S 1129竪穴住居跡 。 S X W30・ 67鉄生産関連炉跡、 S X H07・ 08〕 |三上場

(第 90。 91'95図 、遺物図版17・ 65・ 66・ 85'86。 119、 写真図版67・ 221・ 252・ 263・ 274・ 275'301・ 314・ 315)

E区緑 9区の東側斜面中腹のⅦC-20tグ リッドを中心に位置し、検出面はⅣ～Ⅵ層上面である。検出時

にはS X 114を 含めて等高線と平行する北西―南東に長軸方向となる長さ約15m、 幅約 2mの長大で、かつ

北側の斜面に方形の張 り出すプランを検出したものである。急斜面に立地するため東山側が崩落しており、

プランは不明瞭で重複状況を確認できなかったが、何棟かの工房跡の重複を想定し、幅のある北側には等高

線と平行するベル ト1本、直行するベルト2本、南側は幅が狭かったため直行する 2本を設定して精査を開

始した。精査の結果、北側の張 り出し方形プランが S1129、 この東山側がテラス状平場、南側が S X 114

A・ Bの建替えであることが判明し、 S XW33の存在状況からS1129の テラス状の棚は古い工房跡を利用し

たものである可能性が高い。また、 S1129の下位斜面裾にはⅢ層黒褐色土上面に S X H07・ 08と した 2m

四方の 2ケ 所、厚さ10cm前後の黄褐色系土のマウンド状の広がりが検出され、状況からS1129等の構築時

の排土と思われる。なお、本遺構はS XW30等 の床面施設とカマ ドについては精査着手の次年度に精査を行

ったものである。断面観察と遺物出土状況等から新旧関係は(新)S X 114A・ S XW32→ S1129。 S XW30。

67、 S W103→ S X 114B、  S1129テ ラス'S XW33(古 )と 考えられる。

S1129は、谷側が崩落により消失しているが、遺存する貼床範囲から、テラス部分を除いての平面形・

規模は一辺約 5m前後の隅丸方形を呈すると推定され、主軸方位はN-35° 一W、 床面積は約17だである。

テラス部分は山側が崩落してプランが不明瞭となっているが、長軸は等高線と平行する北西一南東にあり、

残存部では長軸約 9m、 短軸 2～ lmほ どの山側中央が張 り出す弓形を呈し、床面積は約4.3だ を測る。ま

た、この南端の山側は半円形にさらに張 り出し、高低差約10cm以下の棚状となっていた。壁はS1129では

鋭角的に外傾して立ち上がり、山側上位とテラス部分では崩落のためやや外反する。壁高は住居部分では山

側北東壁の最大約110cmか ら谷側に向かい低 くなり、テラス部分では山側北東壁の最大約70cmか ら谷側に

向かい低 くなる。埋土はⅢ層起源と思われる黒色系土を主体とするおよそ20層 に細分され、テラス部分を含

む上半には崩落によるマサ土が多 く混じり、下位にはS X 114等の廃棄と思われる鉄滓類や鍛造剥片と炭化

物が多 く含まれ、下位床近 くに増える。またテラス南側の棚下位にもS X 114等 に関連したものと考えられ

る炭化物の広がりが認められた。住居床面は概ね平坦で堅締、南西谷側縁から南壁際にL宇状に貼床が施さ

れ、テラス部分では壁際に一部途切れるが、長さ約 8m、 幅10～20cm前後、深さ約 3cmほ どの壁溝がある。

床面施設としては北西隅にKl土坑 1基、中央にS XW30と これに付属すると考えられる土坑 3基 (Kl～

3)、 柱穴14基が検出された。 S XW67については貼土されていたもので、鍛冶炉の造 り替えと考えられる。

Klの平面形・規模は開口部径約60cmの略円形で、深さ約30cmの九底鍋形を呈し、埋土は災化物混じりの

黒色土の単層である。柱穴は配置・規模から鍛冶炉の建替えと連動したと思われ、Pl～ 4が新主柱穴、P

2・ 4～ 6が古主柱穴と思われる。 S X W30・ 67については後述する。

カマ ドは北西壁の中央やや西寄 りに付設され、本体天丼部は消失していたが、袖部には芯材抜 き取 りの小

ピット1基と架構 。芯材として一部石や羽回の使用が認められ、黄褐色上で構築されていた。燃焼部は径約

60cmほ どの略円形で、深さ約 5cmほ どに掘 り窪められ、底面中央は火熱により40× 30cmほ どの不整形で、

厚さ2cmほ どが赤色変化していた。煙道は奥行き約120cm、 径約40cmの判 り貫き式で、外側に向かいきつ

い下 り勾配である。煙出しピットは、径約40cmの略円形で深さ約115cmを測る。

S X W30は、今次調査で確認されたセット関係の最も良好な鍛練鍛冶炉の一つであるが、当初は周辺の

床直上の埋土中で鍛造剥片を視認したため、鍛練鍛冶炉を想定して掘 り下げを行ったところ、鉄砧石及びそ
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A H=517m

S1129
1.10YR2/3(黒褐)固 くしまる、粘性有、マサ土多量
2.10YR3/4(暗褐)しまり・粘性有
3.10YR3/4(暗褐)しまり・粘性有

マサ土プロック多量
4.10YR3/4(暗 褐)しまりやや有、粘性有

:i II¥岳 銃 脂 冦|て響ち▼薙毯岩Ⅲ錠完易や製逹家量
7 10YR2/3(黒 褐)しまり'粘性有

炭化物・少鉄滓微量
8 10YR〃 2(黒褐)しまり。粘性有

炭化物・鉄津多量
9.10YR3/4(暗褐)し まり,粘性有、褐色土少量
10.10YR多ワ (黒褐)し まり。粘性有
H.10YR5/8(黄 褐)しまりやや有、粘性有
12.10YV3(暗褐)し まり'粘性有

一ニーH‐515m

13.10YR6/8(明 黄褐)固 くしまる、粘性有
14.10YR2/1(黒 )し まり,粘性有

炭化物・鉄津多量
15.10YR2/2(黒 褐)しまり'粘性有

谷側に鉄津・炭化物多量
16.10YR6/6(明 責褐)し まり極めて有、粘性有
17 10YR3れ～4/6 しまり極めて有、粘性有

炭化物微量
18 10YR4/4鶴 )し まり,粘性有

黄褐色土プロック少量
19 10YR3/4(暗 褐) しまり極めて有、粘性有、炭化物微量

針認子岳務続禦抵ヤきま写継線砕箸、粘性有 )貼床

第90図  S1129竪 穴住居跡 。SXW30・ 67鉄生産関連炉跡 (1)
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の設置穴のKl土坑と、不整な円形土坑 3基が屈曲して連結したプランを検出したものである。状況から精

査は埋土を収集しながら行うこととした。精査の結果、南側プランが鍛練鍛冶炉跡で、中央と北側のプラン

は付属する土坑と判断された。炉跡の平面形・規模は開口部径約70cm、 底部径約35cmの略円形を呈し、南

東側には長さ約30cm、 幅約18cm、 先端部から炉底面まで下 り勾配の張 り出し溝が取 り付 く。またこの姑極

にも長さ約50cm、 幅約15～ 25cm、 深さ 3～ 5cmの炉に向かって緩い下 り勾配の張 り出し溝Dlが取 り付い

ているが、埋土が S XW67と 同様に貼上であったことと配置からS X W67も 含め 2度にわたり造 り替えられ

た可能性がある。北側K2土坑とは幅約40cm、 長さ約10cm、 深さ約 7cmほ どの浅い掘 り込みで連結する。

断面形は深さ約15cmの 九底鍋形を呈 し、埋土は民化物と鍛造剥片を多 く含む黒色系土で下位ほど混入量が

多 くなる。底面中央は南北両側の張 り出し溝の方向に組長く還元し、この周囲は火熱により赤色変化してい

た。Kl土坑は炉跡の東側に位置し、鉄砧石が遺存する。鉄砧石は人頭大で、厚さは約20cmほ どで半分が

埋置され、掘 り方は石よリー回り大きめに掘られていた。Kl埋土上面では鍛造剥片が少量採集された。K

2土坑は炉跡の北側に連結するもので、平面形・規模は長軸約100cm、 短軸約60cmの略楕円形を呈し、炉跡

とKlの中間となる南側に三角状に深さ約 8cmの一段高い張 り出し、また北側K3土坑とは幅約15cm、 長

さ、深さとも約 7cmほ どの溝で連結する。断面形は深さ約25cmの薬研状を呈し、埋土は上・下位が褐色系

土、中位が褐色土で、全体的に径 lcm以下のゴツゴツした鍛冶津粒や鍛造剥片を多 く含み、下位には20cm

前後の大きな石が 3個廃棄されていた。K3土坑はK2の北側に連結するもので、平面形・規模は径約80cm

の略円形を呈するが、断面の観察から建替えのP6柱穴との関係と坦土の状態から半分ほど埋め立てた新旧

2時期が考えられる。断面形はいずれも平底鍋形を呈し、新期の深さは約20cm、 古期では35cmを測る。埋

土はそれぞれの上位が人為的な褐色系土、下位が黒色土で鍛冶津を少量と鍛造剥片を多量に含む。配置と埋

土及び遺物の出土状況から炉跡南北の張 り出し溝は羽日の装着痕跡で、南側の羽口溝とKl鉄砧石、K2の

足入れ穴が最終のセットと考えられ、北側Dl溝跡とK2の南側張 り出しが鉄砧石の設置穴のセットと推測

される。K3新については新セットに伴うと考えられるが性格は不明、古は旧セットか S XW67に伴うもの

と考えられる。

S X W67は 、 S XW30の 西側に隣接 し、炉底部付近のみの検出である。遺存する部分での平面形・規模は

開田部35× 30cm、 底部22× 14cmの略楕円を呈する。断面形は深さ約 7cmが残る丸底鍋形を呈し、埋土は

上位が貝占土、下位が炭化物と鍛造剥片を少量含む黒色系土である。底面の東側は還元状態、西側は火熱によ

り赤色変化していた。

遺物は、土器類は埋土下位及び床面とカマ ドから土師器の発形土器がおよそ 1個体分と郭形土器3個体分、

須恵器の発形土器片 1点が出土し、形状をおよそ把握できた復元個体は、カマ ドと埋土下位出土が接合した

奏形土器 1点 (183)、 床面とカマ ド及びPl埋土出土の破片が接合した土師器の郭形土器 2点 (188。 189)で

ある。羽日は日径を把握できた10個体と破片約50点が出土し、装着角度の推定可能なカマ ド芯材と床面出土

の 2点 (64・ 65)と S XW30関 連出上の 3点 (70～ 72)を 除き埋土上位から出土した。炉壁は埋土上位から少

量とS XW30埋 土から破片 1点、石製品は埋土上位から砥石と磨石各 1点、 S XW30。 Kl鉄砧石 (59)と K

2埋土から要石 1点 (58)、 鉄製品は床面から筒状 2点 (37・ 38)と 鎌先 1点 (39)、 埋土から刀子 1点 (36)

鉄廷状の鉄塊 1点 (40)と 不明品 2点 (釘 ?)、 埋土及び床面から鉄塊系遺物27個 と鍛冶津類が約42kg、 SX

W30関連から鉄塊系遺物 7個、鍛冶津類約14kgと 多量の鍛造剥片、 S XW67か ら鍛冶淳約0.7kgが出土した。

S XW33鉄生産関連炉跡 (第91図、写真図版70'315)

本遺構はⅧC-ltグ リッド、 S1129南東隅で切られ、テラスの平場の谷側端に位置し、本来はS1129
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S1129 カ＼rド

ウ:認¥影:臓脩ヒ笠テ碧暫蛇程纂
粘`性有

}売墨臨落土
焼土プロック少量

3 10YR3/39音 褐 )し まり 粘性有

i:,甘綴と拷 拝 セヒ身をな欅を

'こ

盈盪

土微量

}島墨篤落土

7 ЮYR6/6(明 黄褐)しまり有、粘性無、マサ土ブロッタ少量
8 10YR4/6(明 帽)し まり 粘性やや有、炭化物徴量

マサ土ブロック少量
10YR4/4(褐 )し まり 粘性有
10YR6/6(明黄褐)しまりやや有、粘性無、砂質
10YR4/6(褐 )し まり 粘性やや有
ЮYR7/6(黄 橙)し まり 粘性有
10YR5/6(黄褐)し まり 粘性やや有
10YR″ 6(黄橙)し まり極めて有、粘性有、下位焼土化
75YR4/6(褐 )し まり 粘性やや有、弱い焼土、内壁崩落土
10YR3/3(暗褐)しまり無、粘性有
10YRν 6(明 黄褐)しまりやや有、粘性無
75YR3/4(暗 褐)し まり 粘性有、焼土粒徴量
10YR76(褐 )し まり極めて有、粘性有
10YR5/8(黄褐)し まり極めて有、粘性有

;:孝 を サそ懲;毒修毒  1内

璧赤刻 ヒ

10YR76(褐 )し まり 粘性有
10YR5/6(黄褐)し まり極めて有、粘性やや有
10YR6/6(明黄褐 )し まり極めて有、粘性有
10YR4/4(褐 )しまり極めて有、粘性有
5YR5/6(赤 褐)燃焼部赤土

ヤω
SXW30

S1129カ マ ド

S1129 Kl
l 10YR3れ (暗褐色)し まり 粘性有

炭化物微量、黄褐色ブロック少量 7

9
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A H=493m

カマ ド
構築土

SXヽV67
1 10YR4れ (掲)し まり極めて有

粘性有、炭化物少量
2 25Y5/4(黄 褐)し まり極めて有

粘性有、炭化物少量
3 10YR2/1(黒 )しまり'粘性有

炭化物多量、小鍛冶津多量
4 5Y71(灰オリーブ)還元部
5 5YRν 8(明赤褐)焼土

SXW33
1 5YR3/4(暗 赤褐)

しまりやや有、粘性有
2 5YRク 4(にぶい赤褐)し まり,粘性有
3 25Y″ 2(灰黄)固 くしまる 粘性無
4 10YR2/3(黒 掲)し まり 粘性有

遺元蒸焼

0            50cm

SXW30
C H=492m

SXW30  Kl
l 10YR4/4(掲 )

しまり 粘性有
鍛造剥片多量

SXW30 Kl

GH_493m      ⊥

SXW30 K2
A H_492m

SXヽV30
1 10YR3/4(暗 褐)しまり 粘性有、炭化物微量
2 10YR3/3(暗 褐)し まり無、粘性有、炭化物微量
3 10YR2/2(黒 褐)しまりやや有、粘性有、災化物多量
4 25Y5/4(黄 褐)し まり有、粘性無、砂質、壁の崩落土
5 10YR2/1(黒 )しまりやや有、粘性有、炭化物多量、

小鍛冶津 鍛造剥片少量
6 25Y5/2(暗 灰黄)しまり極めて有、粘性無、遼元部
7 5YR4/6(赤 褐)し まり極めて有、粘性無、焼土

SXW30 K2
8 10YR4れ (褐)しまり・粘性有、炭化物微量、小鍛冶滓多量
9 10YR3/4(暗 褐)し まり有、粘性やや有、炭化物微量、

小鍛冶澤多量、鍛造剥片少量
10 10YR5/6(黄 褐)しまり極めて有、粘性有、小鍛冶津少量

SXM「30 K3
11 10YR5ん (黄褐)しまり有、粘性やや有
12 10YR4/4(褐 )し まり有、粘性やや有、やや砂質、小鍛冶津微量
13 25Y7/4(浅 黄)しまり極めて有、粘性無
14 10YR3/4(暗 褐)しまり 粘性有
15 25Y″ 4(浅黄)しまり極めて有、粘性無、小鍛冶津少量
16.10YR3/4(暗 褐)し まり 粘性有、炭化物微量、小鍛冶津微量

第91図  SI刊 29竪穴住居跡 。SXW30・ 67鉄生産関連炉跡

AH_503m
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テラスを工房跡として伴うものと思われる。当初 S1129の崩落と思われたが、精査時に底部還元部分を確

認したため鍛造剥片は採集できなかったが、状態から鉄生産関連炉跡と判断した。北西側が S1129に よっ

て消失しているため全容は不明だが、遺存する部分から平面形・規模は開口部50× 30cm前後、底部35×

18cm前 後の略楕円形と推定され、断面形は深さ約20cmの 平底鍋形を呈し、埋土は炭化物を少量含む黒色系

土である。北東壁の上位は火熟により赤色変化した焼土、底面の東側は遠元状態となっていた。

遺物は、土師器の発形土器片と羽口片が数点、鉄塊系遺物 1個 と鍛冶滓約0.5kgが出土した。

S X l14A・ B工房跡、S X W32鉄 生産関連炉跡

(第92・ 93図、遺物図版17・ 66、 写真図版68。 221・ 253・ 263'3]5)

E区緑 9区の東側斜面中腹のⅧD-1・ 2aグ リッドを中心に位置し、検出面はⅣ～Ⅵ層上面である。前記

のとおり、何棟かの工房跡の重複を想定し、幅が狭かったため等高線と直行する 2本を設定して精査を開始

した。なお、本遺構はS XW32等 の床面施設については次年度に跨いで精査を行ったものである。新旧関係

は (新)S X114AoS XW32→ S1129、 S W103→ S X 114B(古 )である。

SX l14Aは、谷側が崩落により消失し、全容は不明だが、遺存する平面形。規模は、長軸が等高線と平

行する北西―南東にあり、長軸約7.6m、 短軸 2～ 2.5mほ どの不整な略楕円形を呈し、南東部の山側は長さ

約370cm、 幅30～ 60cmの三日月状に張 り出し、高低差約 7cmのテラス状となっていた。床面積は約12だ、

テラス部分は約 2笛 を測る。壁は外傾して立ち上が り、壁高は山側の最大約80cmか ら谷側に向かい低 くな

る。埋土は上位の流入黒色系土と下位の壁崩落の褐色土に大別される自然堆積である。床面は概ね平坦で堅

締、B工房跡分は貼床とされていた。床面施設としては北西谷側にS XW32、 この北山側にKl土坑 1基、

柱穴はテラスに 3基 とその付近の壁際に 2基、谷側に 2基の計 7基が検出され、配置から谷側のP6・ 7は

主柱穴の可能性がある。また北東部壁際に長さ約230cm、 幅約25cm前 後、深さ約3cmほ どの壁溝がある。

Klは検出当初、上面に災化物の広がりとほぼ完形の羽口 1点が出土したことから、鉄生産関連炉跡を想定

して精査を行ったが、埋土からは鍛造剥片も抽出されず、浅い窪みのような土坑と判明した。配置的にはS

XW32に関連するものと思われる。平面形・規模は開口部径約100cmの略円形で、深さ約 5cmの 皿形を呈し、

埋土は炭化物を多 く含む黒色土の単層である。

S X W321よ、検出当初二つの略円形の連結したプランを検出し、南側プランの東壁縁が赤色変化 してい

ることと炉壁の基部痕跡と考えられる責褐色粘土及び炉壁片や鍛冶津類が確認されたことから、鉄生産関連

炉跡と北側は付属施設のKl土坑と考え、「キの字」にベル トを設定して精査を開始した。掘 り下げの初期に

おいて炉内にKl側が開く馬蹄形に倒壊した炉壁晩が出土し、これまでに検出した鍛練鍛冶炉とは趣を異に

し、平成11年度調査で検出された製鉄炉と類似するような雰囲気が窺われた。ただし谷側に前庭部らしき痕

跡は認められず、また工房の斜面側には廃津場が確認されなかったことから、製鉄炉との判断はできかねた。

精査の結果、当初Kl土坑と考えた北側は出土遺物が少ないため掘 り下げが進み、構築初期の底面まで掘 り

上げてしまったが、断面観察と炉底に遺存する椀形津等の遺物出土状況や炉底の状態から、Klを 前庭部と

する炉跡で、造 り替えではなく数度の連続した操業による新旧の堆積と判断した。平面形・規模は、全体の

長軸は約210cmで等高線と平行して南東―北西にあり、炉は径約100cmの 略円形で、断面形は深さ約30cm

の九底鍋形を呈する。炉底は全体的に堅く締まり、一部蒸焼の黒色となっていたが、全体的に還元状態にあ

り、壁中位は中性化、上位と倒壊 した炉壁の内面側は火熱で赤色変化 していた。前庭部は開口部約130×

90cm、 底部約100× 65cmの略楕円形で、断面形は深さ約35cmの平底鍋形を呈し、炉よりもやや深 く掘 り込

まれ、底面は炉湯日から北側に向かい緩やかに傾斜 していた。埋土はおよそ30層 に細分されるが、全体的に
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0                2m
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銚 WI戸

SX114B 炉
1 10YR3/3(暗 褐色)し まり極めて有、粘性有、炭化物少量、

S�14Aの貼床
2 5YR4/6(赤褐色)焼土
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SX114A・ B
l 10YR3/3(暗褐)しまり。粘性有
2.10YR3/4(暗 褐)しまり・粘性有、褐色土多 く混じる
3 10YR4/4(褐 色)しまり・粘性有
4.10YR4/3(に ぶい黄褐)しまり,粘性有
5 10YM/6(褐 )しまり'粘性有、壁の崩落
6.10YR3/4(暗 掲)しまり無、粘性有、炭化物微量

::韓酸福暑ヤと勢緻鍵をF達と【観物妊I S�ИAの感  >

S� 32

0            50cm

第92図 S� 14A・ B工房跡 。SXW32鉄生産関連炉跡 (1)

沼の③③齢

SX114B
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W909=H。

SXW32

0       50cm

的″

E H_504m

SXW32(新 )

1 10YR3/4(暗褐)し まり無、粘性有、焼土粒徴量、自粘土
2 ■5Y馳/6(褐)しまりやや有、粘性有、焼土多量
3 10YRν 8(明黄掲)し まり'粘性無、ポソボソ

炉壁 (外壁)崩壊土
4 75YR5お (明褐)しまり'粘性無、ボツボソ

炉壁 (内壁)崩壊土
5 75YR4/6(褐 )しまり 粘性無、ボツボソ、炉壁 (内璧)崩落土

6.75YR3/2(黒 褐)し まり無、粘性有、焼土粧微量、流入土

7.5YR76(赤褐)焼土プロック

ユ
鰯 隷 粋

9 10YR3/3(暗 褐)しまりやや有、粘性有
黄褐土ブロック 炭化物微量、月ヽ鍛冶津少量

10 10YR3/2(黒 褐)し まり・粘性有、小鍛冶津・炭化物少量
H 10YR2/3(黒 褐)しまり,粘性有、炭化物少量、小鍛冶津多量
12.10YR3/3(暗 褐)し まり 粘性有、炭化物微量、小鍛冶滓多量

13 7げ rR〃1(黒)しまり無、粘性有、小鍛冶津多量

SXW32(古 )

14 ■5YR74(褐)し まり有、粘性無
15 75YR4/4(褐 )し まりやや有、粘性無、オヽ鍛冶津多量

:葵
朋

塑

壻

蜘

20 τ5YRν2(黒褐)しまり極めて有、粘性やや有、弱い焼土
21 25GY(オ リーブ灰)しまり極めて有、粘性無、強い還元都
22.1ばrR17/1(黒 )し まり極めて有、粘性やや有、還元蒸焼
23.10YR/3(黒 褐)しまり有、粘性無、小鍛冶滓多量
跡.10YRy3(暗掲)しまり・粘性有、炭化物微量
25 10YRν 4(暗掲)し まり,粘性有、小鍛冶津多量
26.10YR6/6(明 黄褐)しまり極めて有、粘性有、炉壁の基礎
27 10YR3/3(暗 褐)し まり極めて有、粘性有、炭化物少量、貼床

第93図 S� 14A・ B工房跡 。SXW32鉄生産関連炉跡 (2)
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黒色土を基調とし、鍛冶津類・炉壁片・焼土・炭化物を多量に合み、前庭部には小片が多 く、炉内には大片が

多 く含まれる。全体的に下位埋土には小割された径 1～ 3cmほ どの小鍛冶津が多 く混じり堅 く締まってい

た。最終の操業面では炉底におよそ70× 35cm、 重さ約12kgの 炉底津と見まがう大きさの椀形津 (R M75)、

湯口には操業によって流れ出た流状の鍛冶滓 (R M61)が 旧状を留めていた。

南側炉壁基部痕跡の黄褐色粘土が2ケ 所途切れている部分に羽口装着の可能性が考えられ、また倒壊 した

炉壁で原形をおよそ留めるものの高さが約20cmほ どであったことと、廃津場や炉壁の残骸も他に認められ

ないことから、高さ30cm以下の炉壁が周堤状に巡っていたと考えられ、廃淳場もなく、想定される炉壁の

高さと鍛冶津が主体であることと鉄津の成分分析結果からも精錬鍛冶炉の可能性が高い。

遺物は、土器類は埋土から土師器の奏形土器片が少量と須恵器の奏形土器片 1点、羽回はKl検出面の完

形 1点 (73)と S X W32出 土及び埋土出土の回径を把握できた 4個体と破片約50点、炉壁はS XW32か ら大

量に、埋土及び床面から鍛冶淳が約 7 kg、 Klか ら鍛冶津約1.5kg、 S X W32か ら鍛冶津類約20kgと 鉄塊系

遺物 1個、前庭部埋土から鍛造剥片が微量出土した。

SX,14Bは、西谷側が崩落により、北端が S W103、 中央部が S X W32に よって消失しており全容は不

明だが、平面形・規模は、等高線と平行する北西―南東が長軸方向で、残存部分で長軸約 4m、 短軸約1.2m

前後の山側が狭い台形状を呈し、残存する床面積は約 4だである。遺存する壁は外傾して立ち上が り、壁高

は山側で最大約10cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋土は黄褐色土混じりの黒色土の人為的堆積である。床

面は谷側に向かいやや傾斜 しているが、およそ平坦で堅締である。床面施設としては、北東部に浅い掘 り込

みの炉跡1基を検出したが、西半が S X W32に よって消失している。残存部から平面形・規模は、径約40cm

の略円形で、深さ約 3cmの 皿形と推定され、底面は火熱により厚さ約 2cmほ どが赤色変化していた。

遺物は、埋土から土師器の甕形土器片、郭形土器片、羽口片が各数点出土した。 1/1ヽ 山内)

SX l16工房跡、S XW18鉄生産関連炉跡 (第94図、遺物図版66、 写真図版69。 253・ 264・ 315。 316)

E区緑10区の北側沢筋の斜面裾部、ⅦC-12rグ リッドに位置し、検出面はⅢa層である。本遺構はSX
W18鉄生産関連炉を伴う。検出時の状況は傾斜により斜面下方部が消失しており、炉体部であるS XW18の

焼土と鍛造剥片の広が りが確認できた。当初、調査員の認識不足と検出面と埋土の色調が酷似していたため、

竪穴状の掘 り込みの無い鉄生産関連炉のみと判断し、焼土遺構的精査を行った後に熱残留地磁気測定を行っ

たため、 S XW18及 び S X 116の東側半分を損壊させてしまった。その後鍛造剥片の採集過程において、山

側下層に更に広がる様相を呈したことにより、ベル トを設定して掘 り進めた結果、工房跡であることが判明

した。残存する平面形は略長方形を呈し、規模は西壁長約2.7m、 北・南壁長約 lmが残存し、床面積は3.2笛

であるが、検出状況時の鍛造剥片の分布状況とその標高値から、長軸2.8m、 短軸 2m以上が推測される。長

軸方向は等高線と平行する北―南方向にある。壁は斜面上方ではほぼ直角に立ち上が り、壁高は約30cmを

測るが、斜面下方では遺存 しない。埋土は 3層 に分かれるが、基本的には斜面上方から流入した黒色土系の

自然堆積 と思われる。床面は平坦で、遺構北側には鉄津 (RMl群 )が山積みの状態で出土している。

床面施設として、北側にS XW18と 土坑Kl・ K2が検出された。三者の位置関係は、北側中央にKlが

位置し、その西側と接するK2・ Klの南西方向に少し距離をおいてS XW18が位置する。

Klの平面形は略円形を呈し、規模は開田部45～ 55cm、 底部径約20cmを 測る。断面形は九底鍋形を呈し、

深さは最深部で17cmを測る。埋土は5層 に分かれ、鍛造剥片が中位から下位に多量混入している。また検出

面から埋± 1層には人頭大の自然石 1個 と10cm大 の自然石数個が確認された。底面は堅く締まる。

K2の平面形は楕円形を呈し、規模は長軸約40cm、 短軸約30cmを測 り、長軸東方向の延長線上でKlと
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接する。K2の断面形は皿状を呈し、深さは約5cmを測る。埋土は暗褐色土の単層で、小鉄津を少量含む。

底面は平坦で堅く締まる。

S XW181よ精査の結果、掘 り込みを有する炉であることが判明した。残存部から推定される平面形は円

形で、規模は開田部径約40cm、 底部径約20cmと 推定される。断面形は皿状を呈していたと思われ、残存す

る深さは約 5cmを測る。埋土は鍛造剥片・小鉄塊を少量含む黒褐色土である。底面及び壁面は極めて堅く締

まり、それぞれ厚さ lcm前後の壁上半部は還万焼土、下半部から底面にかけては酸化焼土として褐灰色及

び橙色に熱変化 している。

遺物は、埋土中より羽回の破片が10点、ほぼ完形の羽口が中央床面から1点 (78)、 釘状鉄製品がKl埋

土中より1点、鉄塊系遺物がRMl群 より2点出土している。また、炉内及びその周辺からは鍛造剥片や小

鉄淳が多量に出土しており、以上の出土遺物及び床面施設の配置関係から、本遺構は鍛錬鍛冶炉を伴う工房

跡と考えられる。

SX l17工房跡、S XW29鉄生産関連炉跡 (第94図、写真図版69・ 316)

E区緑10区の北側沢筋の斜面裾部、ⅦC-12s・ 13sグ リッドに位置し、検出面はⅢa層である。本遺構

には鉄生産関連炉としてS XW29を伴う。当初、試掘 トレンチにより炭化物の広が りを検出したため炭窯と

考えたが、精査の結果、竪穴状の掘 り込みを有し、炉や付属する施設等が確認できたため、工房跡であると

判断した。しかし試掘 トレンチにより、遺構南東部は損壊 してしまったため、詳細は不明である。残存部か

ら推定される平面形は長方形を呈し、規模は長軸2.6m以 上、短軸1.6m以上と思われる。残存する床面積は

3.7だ である。長軸方向は等高線に直行する西一東方向にある。残存する西・北壁はほぼ直角に立ち上が り、

壁高は西壁で約50cm、 北壁で約20cmを 測る。/埋土はⅢ層を起源とする黒褐色上の自然流入である。現存す

る廉面は谷底に傾斜しているが、本来は平坦であったものと推測される。ところで、本遺構からlm程南側

には基本層序ベルトが存在し、断面観察からは本遺構の立ち上が りは確認できないことから、その範囲にま

では及ばないものの、後述の床面施設の配置関係から、張 り出し状の作業場的空間が広がっていたと推測さ

れる。

床面施設としては、炭化物の広が りを精査 した結果、 S XW29と 土坑 Kl・ K2を検出した。 3基の位置関

係は、遺構中央にKlが位置し、その東側にはS XW29が近接し、K21よ S XW29南西側に半筒状の掘 り込み

により連結する。

Klの平面形は楕円形を呈し、規模は約60× 50cmを 測る。断面形は皿状を呈し、残存する深さは12cm前

後を測る。埋土は 3層 に分層され、各層に炭化物を含む黒色上の堆積である。底面には締まりが認められる。

K2の平面形は瓢箪形を呈し、規模は長軸約60cm、 長軸と直交する 2本の短軸はそれぞれ約35cm、 約

25cmを 測る。断面形は皿状を呈し、深さは約10cmを 測る。坦土は床面精査時に共に掘 り切ったため、詳細

は不明であるが、黒色土の単層であったと思われる。底面はほぼ平坦である。また、 S XW29と 連結する半

筒状の掘 り込みは、K2か らS XW29に 向かって約10° 程下る勾配となっており、その高低差は2cm前後を

測る。

S X W29の 平面形は円形を呈し、開口部径約45cm、 底部径約30cmを 測る。断面形は鋼形を呈し、深さは

約15cmである。埋土は黒色上の 3層から成 り、下位には鍛冶津及び炭化物が非常に多 く含まれている。底

面及び壁面は堅く締まり、青灰色の還元焼土と明黄褐 。赤褐色の酸化焼土がそれぞれ広がっていたが、精査

の際、調査員の説明不足により掘 り過ぎてしまったため、厚さ等の詳細は不明である。

遺物は埋土中より土師器の奏形土器片1点、羽日片 2点、鉄塊系遺物 2点が出土している。 S XW29埋土
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下位からは多量の鍛冶津と炭化物が出土しており、これを鑑定した結果、クリであることが判った。

床面施設の配置関係及び形態から、 S XW29炉体部を中心に、Klは鉄砧石の抜き取 り痕、 S XW29と K

2の 連結部分である半筒状の掘 り込みは羽回の装着痕、K21よ それに繋がる送風施設であったと考えられる。

以上により、本遺構は鍛冶工房であった可能性が高い。

S W75炭窯 (第95図、写真図版70)

E区緑 9区北側の東側斜面裾部、ⅦC-17q・ 17rグ リッドに位置し、検出面はⅢa層及びⅥ層である。

傾斜に立地しているため、遺構斜面下方は自然崩落により消失している。遺存部から推定される平面形は略

長方形を呈し、規模は開口部約230× 115cm、 底部約205× 90cmが遺存する。長軸方向は北西一南東方向に

あり、等高線に平行する。遺存する壁は鋭角的に立ち上が り、壁高は東・南壁で約30cm、 北壁で約 5cmを

測るが、西壁のほとんどは遺存しない。埋土は 4層に分かれ、最下層にはえ化物のまとまりがみられる。こ

れらをサンプリングし鑑定した結果、クリであることが判った。底面はほぼ平坦で、厚さ lcm以下の赤褐

色焼土の広が りが点在 している。遺物は出土しなかった。

S W77炭窯 (第95図、写真図版70)

E区緑10区の北側沢筋の斜面裾部、ⅦC-13sグ リッドに位置し、検出面はⅢa層である。平面形は略精

円形を呈し、規模は開日部約120× 95cm、 底部約105× 75cmを 測る。長軸方向は西―東にあり、等高線に直

交する。壁は鋭角的に立ち上が り、壁高は約10cmを 測る。坦土は黒色の流入土と炭化物層の 2層 に分かれ

る。底面はほぼ平坦でしまりがある。遺物は戊化物層より出土した炭化物のみで、鑑定した結果、クリであ

ることが半Uっ た。

S W103炭窯 (第95図、写真図版70)

(小林)

E区緑 9区の東側斜面中腹のⅧD-laグ リッドに位置する。 S X 114Bの床面で検出した。当初、 SX

114Bに伴う土坑と考えられたが、精査の結果、単独の炭窯と判断した。本遺構が新しい。平面形はおよそ

隅九方形を呈し、規模は開口部110× 100cm、 底部105× 85cm、 断面形は深さ約35cmの箱形を呈する。埋土

は上位に厚 く黒色土、中位に薄く褐色土、下位に炭化物を含む黒色土、底面には残材の炭化物層が堆積する。

底面はおおむね平坦で、北西側の壁際下位に火熱により厚さ lcm以下に赤色変化した焼土が部分的に認め

られた。遺物は出土しなかった。

S N21焼土遺構 (第95図 )

1/1ヽ 山内)

E区緑 9区北側の谷底緩斜面部、ⅦC-15qグリッドに位置し、検出面はⅢa層 である。不整な円形状の

橙色焼上の広が りで、規模は径約60cmを測る。中央部分は被熱が強かったためか黄橙色を呈する。厚さは

4cm程で堅く締まる。遺物は出土しなかった。

S N22焼土遺構 (第95図 )

E区緑 9区の谷底緩斜面部、ⅦD-17aグ リッドに位置し、検出面はⅢa層である。円形を呈する赤褐色

焼土の広が りで、径約 7cm、 厚さ約 2cmを測る。遺物は出土していない。

S N23焼土遺構 (第95図 )

E区緑 9区中央の東側斜面の中腹、ⅦD-19aグ リッドに位置し、検出面はⅢa層である。円形を呈する

赤褐色焼土の広がりで、径約 9cm、 厚さ約 2～ 3cmを測る。遺物は出土しなかった。

S N26炉跡 (第95図、写真図版70)

E区緑 9区中央の東側斜面の中腹、ⅦC-20sグリッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。本遺構は斜

面下方の大半を自然崩落により消失している。遺存する平面形は半円形であるが、本来は円形若しくは精円
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形を呈していたと思われる。遺存部から推定される規模は開口部径約90cm、 底部径約60cmである。壁は斜

面上方では緩やかに立ち上が り、深さ約 7cmを測るが、斜面下方では遺存 しない。埋土は暗褐色土の単層

で自然堆積 と思われる。底面は木根による攪乱のためやや凹凸がある。また底面には、厚さ 1～ 2cm程の

明赤褐色焼土が点々と広がっている。遺物は出土しなかった。 (小林 )

3)F区の遺構

F区は、調査区南端最高位部を要としてV字形に北側に延びる 2本の幹尾根のうち東側の 1本であり、こ

の北端部が島田。中谷地遺跡として宮古市教育委員会によって昭和60年度に調査が実施されている。地形概

況としては、尾根の先端部は上記発掘調査後、岩手県立宮古短期大学の建設に伴い掘削され消失しているが、

D区 同様にV字の要部分であるD区赤22区から北方向の尾根先端部に向かい階段状に段差を持ち、緩急の傾

斜で順次高度を下げている。調査区北端では北東方向に延びる枝尾根 (赤25C区)があり、この東側斜面に

は現況で数ヶ所棚状の狭い平場が認められた。中央にはテラス状の狭い枝尾根 (赤25D区 )があり、両側は

洞状 (赤25A・ B区 )と なっており、部分的ではあるが比較的緩い傾斜となっているが、全体的には尾根筋の

両側は急勾配の斜面となって谷底に至る。標高は最高位部D区赤22区から先端の平坦部 (赤24区 )ま でのお

よそ250mの距離で約86mか ら53m前後と標高差が約33m、 尾根部と谷部の平均的な比高は20～ 30mほ どで

ある。尾根筋の緩斜面部分は、やはりD区同様に山側の馬の背状の狭い部分とやや平坦で広い部分が交互に

あるが、D区ほど段の形成は複雑ではない。また、この各区とした段を繋 ぐ部分は急傾斜となっている。尾

根頂部の幅は、比較的広い部分でも6m以下、馬の背状の部分ではlm前後である。

検出された主な遺構は、掘立柱建物跡 2棟、竪穴住居跡56棟、工房跡31棟、竪穴状遺構20棟、鉄生産関連

炉14基 、炭窯13基、土坑78基、炉跡13基、焼土遺構 8基、溝跡 7条、廃上場 6ヶ 所、陥し穴 1基 傷電文)、

不明遺構 1基などがある。分布の状況は、尾根頂部各区の平坦部や緩斜面部、及び北部の比較的緩 く棚状の

平場がある東斜面を中心に集中し、幹尾根の西向きの急斜面にも一部立地 している。 (小 山内)

①赤23・ 24区

赤23・ 24区は、F区幹尾根頂部を主体 とし、段地形により南北に2分 した。赤23区 はD区最高位部である

赤22区から分岐して下る尾根の南側であり、南半部は尾根頂部幅 1～ 2m前後と明瞭な平坦部がなく比較的

急傾斜、北半部は平面的にはS字状に蛇行する緩傾斜となって北方向に低 くなる。南北の傾斜の変換点あた

りには北東方向に大きな枝尾根 (赤27区 )が延びる。北半部では現況で西側向きの谷頭部分が幅約 6m、 長

さ約20mの広さで棚状の平坦部を形成 しており、状況からみて人工的に削平整地されたものと思われる。そ

の西側斜面下は森林伐採時の掘削によって、現状では段差があるものの本来は尾根頂部から続 く緩斜面であ

ったと思われる。北半部の尾根頂部の標高は約70m、 整地平坦部では68m前後、斜面下では60m前後である。

東西両側の斜面は急傾斜で西側斜面下には緑 9区谷部へと続 く。赤24区 は赤23区 から急傾斜で一段下がった

尾根上であり、段地形により南北に 2分 し、南側をA区、北側をB区 とした。A区南半部では比較的緩い斜

面、北半部では尾根頂部幅 lm前後 と狭い馬の背状を呈している。南半部は作業の都合上赤24区 に区分けし

ているが、本来隣接し同一コンタ上にある赤23区西側斜面下と一連のものであると思われる。B区は尾根頂

部に現況で幅 5m前後、長さ約30mほ どの平坦部を形成しており、表土が薄い上に遺構 もほとんど埋土が無

く床面を検出したことから人工的に削平整地されたものと思われる。調査区外の尾根先端部は前述のとおり

掘削され消失している。標高はA区では60m前後、B区では53m前後である。東西両側の斜面は急傾斜で西

側斜面下には緑 8区が、B区北側からは北東に延びる枝尾根 (赤25区)が続 く。
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遺構は、縄文時代の陥し穴1基 と、古代の竪穴住居跡、工房跡、竪穴状遺構、鉄生産関連炉跡、炭窯、土

坑、炉跡、焼土遺構、溝跡、排上場、性格不明遺構などがある。分布状況としては、赤23区には竪穴住居跡

18棟、工房跡 5棟、竪穴状遺構 8棟、炭窯 4基、土坑23基、炉跡 5基、焼土遺構 2基、溝跡 2条、廃土場 1

ケ所、性格不明遺構 1基、赤24区には竪穴住居跡12棟、工房跡10棟、竪穴状遺構 7棟、掘立柱建物弥 2棟、

鉄生産関連炉跡 1基、炭窯 2基、土坑21基、炉跡 3基、焼土遺構 2基、溝跡 4条、柱穴群 2ケ所、廃上場 2

ケ所が位置し、赤23区では大半が北半の整地平坦部に、赤24区 では尾根頂部を中心に集中し、この西側斜面

にも一部立地する。 (島原 )

S148竪穴住居跡 (第96図、遺物図版67・ 86。 119、 写真図版71・ 253・ 275。 301)

F区赤23区ほぼ中央の西斜面、ⅦD-10gグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。煙出しピット付

近をS N15炉跡に切 られており、新旧関係はS148が旧い。平面形はいびつな隅九長方形で、規模は北壁長

2.lm、 南壁長2.8m、 東壁長3.4m、 西壁長2.8mである。主軸方位はN-1° 一Wで、床面積は約 6∬である。

壁はやや外傾 して立ち上がるが、崩落の著しい東壁は中ほどから上部にかけて大きく外傾し、北壁 も上部が

外傾する。壁高は北壁が約90cm、 南壁が約80cm、 東壁が約150cm、 西壁が約20cmを 測る。埋土は褐色土系で

13層 に細分される自然堆積である。床面は木根の影響による凹凸がみられ、貼床は西側部分に施されている。

カマ ドは北壁のやや西寄 りに付設されており、構築土と構築材と思われる人頭大から握 り拳大程度の石が

9個 ほど煙道入 り口付近に一部折 り重なるように検出された。本体は石を芯材とした構造と考えられ、燃焼

部の東側には 1個の石が構成時と同様と思われる状態で存在 し、西側には径10～20cmの芯材の抜 き取 り痕

と思われる窪みが 3基検出された。燃焼部には径40～50cmの不整な円形で、厚さ約10cmの 橙色の焼土が広

がる。煙道は割 り貫き式で奥行き100cmを測 り、下 り勾配を保ちながら煙出し部へと続 く。煙出し部は上部

をS N15に切 られており不明な点は残るが、ピット径約30cm、 深さは残存部で約60cmを 預1る 。

遺物は土師器の奏形土器片が埋土中から数点、土製品が床面から羽口 1・ 2の接合で 1点 (79)、 要石が 1

点 (46)、 鉄製品は釣針 (?)が埋土上層から1点 (41)、 鉄鏃が埋土下層から1点出土した。

S149A・ B竪穴住居跡 (第97・ 98図、遺物図版18。 86、 写真図版72・ 221・ 222・ 275)

F区赤23区北半の整地平坦部南端、ⅧD-10c・ 10dグ リッドに位置する。検出面はⅣ層上面である。検

出時の状況としては、複数の竪穴住居跡が重複する不整なプランがみられ、精査の結果、 S149Aの南西部

分に小規模のS149Bの 重複が確認され、平面状況からS149Aの 方が新 しいことが判った。更にS149A

も掘 り上が りの平面形態、断面形態から単独の遺構ではなく一回り小型の住居からの作 り替えが行なわれた

と考えらる。しかしかなりの部分が作 り替えの際に壊されていることや、重複関係が把握しきれず全体を掘

り上げてしまったため、個々の全容は不明である。東壁の北側一辺と北壁、西壁の一部に作 り替え前の住居

の平面形状が現れていると考えられ、旧住居はS149Aの主に北側に位置していたと思われる。

S149Aの掘 り上が りの平面形は山側東部が扇形に広がった不整な五角形を呈する。規模 は北壁長約

4.2m、 東壁長約6.2m(北側一辺約2.8m。 南側一辺3.4m)を測 り、南壁長約300cm、 西壁長約 4mである。主

軸方位はE-37° 一Nで、床面積は約19だ である。壁は外傾 して立ち上が り、壁高は北壁で60cm、 南壁で

50cm、 東壁で90cm、 西壁で20cmを 測る。埋土は褐色土系で8層 に分けることができ主に自然堆積 と思われ

るが、重複のみられる西壁付近ではブロック混入土もあり人為的と思われる部分もある。床面はやや凹凸が

みられ、谷側の西部から中央一帯にかけて貼床が施されている。南西端には廃棄焼土と茶系の粘土質土の混

じった50× 60cmほ どの広がりと、鉄津が検出された。床面施設としては柱穴が 3基検出された。

カマ ドは北東隅に付設され、崩壊した構築上がカマ ドに関係すると思われる 3個の石と焼土を伴って広が
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A H_735m B

S148
1.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり・粘性やや有、

マサ土ブロック混入有
2.10YR3/3(暗 褐)し まり'粘性やや有、

マサ土プロック混入有
3 10Y酌/3(にぶい黄褐)しまり'粘性やや有、

暗褐色土を多量、炭化物微量
4 10YR6/4(に ぶい黄橙)しまり。粘性やや有、

にぶい責褐色土多量
5 10YR2/2(黒 褐)しまり・粘性やや有、炭化物微量
6.10YR5/6(黄 褐)しまり。粘性やや有
7.10YR6/4(1こ ぶい黄橙)しまり。粘性やや有
8.10YR6/6(明 黄褐)しまりやや有、粘性無
9.10YR5/4(1こ ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無
10.10YRν 3(1こ ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、

炭化物微量
■.10YR3/4(浅責橙)しまりやや有、粘性無
12 10YR7/4(に ぶい責橙)し まりやや有、粘性無
13 10YR7/4(に ぶい責橙)しまりやや有、粘性無

S148 カマ ド
1.10YR6/8(明 黄褐)し まり'粘性やや有
2 10YR7/6(明 黄褐)し まり 粘性やや有
3 10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり'粘性やや有、

焼土粒微量
4 111YR7/6(明 黄褐)しまり'粘性やや有
5,10YR7/6(明 黄褐)しまり 粘性やや有
6 5Y酪/4(決橙)燃焼部焼土

カマ ド。
|

A H=719m

第96図  S148竪 穴住居跡
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Si49A・ B

A H=70面

E H=質
x3m

0                 2m

S149A
l.10YR3/3(暗 4Blし まり '粘性有、

黄褐色上ブコック・炭化物少量
2.ЮYR5/6(費褐)し まり・粘性有、

暗褐色土ブロック少量
3.10YR6/6(明 黄掲)し まり。粘性有、

庚化物少量
4.10YR6/8(明 黄褐)し まり・粘性有、

にぶい黄褐色土混入
s 10YR7/6(明 黄褐)

しまり欠、粘悔極めて有
6.10YR8/6(黄 栓)

しまり欠、粘性極めて有
7 10YR5/6償 褐)

しまり欠、粘性極めて有
明褐色土混入

8.10Y越子ヽ (浅黄橙)

しまり有、粘性やや有、貼床

S149B
9.10YR4/4鶴 )し まり有、粘性やや有、

炭担物微量
10 10YR3/4(暗 褐)しまり有、粘性やや有、

ミ

黛
＝
担

劇
Ⅵ
‐

G Httm   H  む群登務l:霞鱚懲しまη:雑解
13.10YR7/8(黄 橙)し まり・粘性有
弘

謡深
呼
お 帥 跡 粘眸 輔 、

第97図 S149A・ B竪穴住居跡 (1)

F
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S149Aカ マ ド ω
l

Ы49A カマ ド
1 10YR5浴 (黄掲)

しまり 粘性やや有、

炭化物少量
2 10YR7/4(に ぶい黄橙 )

しまり ,粘性やや有
3 10YR8/8(黄 橙 )

しまり 粘性やや有、

焼土粒微量
4.10YR6/3(に ぶい黄橙 )

しまり 粘性やや有、

にぶい黄褐色土微量

5 10YRν 4(に ぶい黄橙 )

しまり 粘性やや有
6 5YR6/6(橙 )崩落焼土塊

しまり 粘性やや有
7 10YR7/6(明 黄褐 )

しまり 粘性やや有
8 10YR7/6(明 黄褐 )

しまり 粘性やや有
9 5YR6/8(橙 )燃焼部焼土

10 5YR6/8(橙 )燃焼部焼土

11 5YR8/4(淡 橙)燃焼部焼土

A

A H_699m B

第98図  S149A・ B竪穴住居跡 (2)

る。石のひとつは30× 10cmほ どで燃焼部焼上の東外側に突き刺さっており袖の芯材として使用された形状

を残している。燃焼部焼上の西側には径10cmほ どの石の抜 き取 り痕が確認された。燃焼部には径50～60cm

の円形で、厚さ約10cmの橙色焼上が広がる。煙道は到 り貫 き式で奥行き110cmを 測 り、下 り勾配を保ちな

がら煙出し部へと続 く。煙出し部は径約30cmで垂直に掘 り込まれており深さは110cmで ある。

S i49Bの 平面形は残存部から方形基調とみられ、残存部分での規模は】ヒ壁長で約1.3m、 南壁長で1.7m、

西壁長で約 3mである。壁は外傾して立ち上がり南東壁で70cm、 南西壁で40cm、 北西壁で20cmを 測る。埋

土は褐色系の 6層であるが特に南側の堆積層において堅 く締まり人為的に堆積 したと思われる。床は平坦で

堅く、西隅と南隅には貼床が施されている。本遺構は竪穴住居跡としたが特に平面形・規模から竪穴住居跡

とは断定しがたい点も残る。

遺物のすべてはS149A出土のものである。須恵器が埋土中及び床面からそれぞれ 1点 (198。 199)、 土

師器の奏形土器がRP 2の接合でほぼ完形品となり1点 (193)、 RPl及 びRP3の接合で 2点 (191・ 192)、 カマ

ド付近から 1点 (194)、 埋土中から2点 (195。 196)、 破片が 9号袋半分、郭形土器が 1点 (197)、 破片 1点、

須恵器の甕形土器片 2点、羽口片 4点、鉄製品の刀子が埋土中から1点、砥石が 3点 (63・ 64・ 65)と 磨石

が数点、鉄津が少量出土した。
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第99図  S150竪穴住居跡 (1)
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S150竪穴住居跡 (第 99・ 100図、遺物図版18・ 19・ 86・ 119、 写真図版73・ 222。 275'301)

F区赤23区北半の整地平坦部南側、ⅧD-10b～ 10cグ リッドに位置する。検出面はⅣ層上面である。平

面形は隅丸長方形を呈 し、規模は北壁長約4.6m、 南壁長約4.8m、 東西壁長がそれぞれ約6.4mを測る。主軸

方位はN-7° 一Eで、床面積は約24.5∬である。壁は外傾して立ち上がり、北壁約70cm、 南壁約100cm、 東

壁約90cm、 西壁約20cmを測る。埋土は褐色土系で20層 に細分されるが、基本土層Ⅳ・V層 を構成する上が

極めて締まりをもった状態で堆積 している。特に下層部で南側からの流入をみせる層においてその傾向が顕

著で南に隣接する遺構を掘った際の投げ込まれたものと推測され、人為堆積と考えられる。床面は平坦で堅

く締まり、貼床は西側半分に施されている。中央部には100× 120cm、 100× 170cmほ どで厚さ 1～ 2cmの

赤みを帯びた酸化土と茶色の粘土が極めて堅く締まった状態で広がりをみせている。北東隅と東壁中央付近

には双方とも40× 50cm程度の広が りで廃棄された炭化物があり、北東隅の炭化物には廃棄されたと思われ

る焼土も混入していた。床面施設としては柱穴が 4基検出され、配置・規模から主柱穴と思われる。

カマ ドは北側ほぼ中央に付設され、崩壊 した構築土は広範囲に広がりをみせる。カマ ドの一部を構成して

いた壁の作 り出し部分はわずかにみられるが袖は確認されなかった。燃焼部の上に握 り拳よりやや小さめの

九石が10個ほど置かれていた。同様の置き石が西にlm離れたところにもみられる。目的、意図については

不明である。燃焼部は径約40× 50cm、 深さ4～ 5cmほ ど皿状に窪み、約50× 80cmの 略方形で、厚さ約

S150カ マ ド

A H_689m

呵

⑥
｀ S150 カ マ ド

1 10YRν 4(1こ ぶい黄褐 )

しまりやや有、粘性有
2 10YR6/6(明 黄褐 )

しまり 粘性やや有、
マサ土混入

3 10YR7/6(明 黄褐 )

しまり有・粘性やや有、

焼土泣少量
4 10YR5/6(黄 褐 )

しまり有・粘性やや有
5 10Y財 6(黄橙 )

しまり有 す粘性やや有
6,10YR6/4(に ぶい黄橙 )

しまりやや有、粘性無、
マサ上混入

7 5YR6/8(橙 )燃焼部焼土

8 5YR5/8(明 赤褐)燃焼部焼土

9 5YRν 8(橙 )燃焼部焼土

日
ヽ
３
１
Ｈ

ｄ
「

0       50cm

第100図  Si50竪穴住居跡 (2)

S
S移
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10cmの橙色焼土が広が りをみせる。煙道は到 り貫き式で奥行き120cmを 測 り、下 り勾配を保ちながら煙出

し部へと続 き、煙出し部の立ち上が り部分では深さ14～ 15cm程度の窪みになっている。煙出し部は径約

30cmで垂直に掘 り込まれており深さは90cmである。

遺物は、須恵器が 1点 (209)、 土師器の奏形土器がRP6群 の接合で 4点 (201・ 203～ 205)、 床面から1点

(200)、 カマ ド付近から1点 (206)、 埋土から1点 (207)、 柱穴 (Pl)か ら1点 (202)、 土師器の郭形土器が

床面から 1点 (208)出土した。この他、砥石が埋土中及び床面からそれぞれ 1点 (66。 67)、 磨石が埋土中

から2点 (68。 69)、 鉄製品は、釘と刀子が埋土中からそれぞれ 1点、鉄鐸が床面から1点 (43)、 釣針 (?)

がカマ ド付近から1点 (42)、 鉄津が埋土中及び床面から少量出土している。

S 169竪穴f■居跡、 S N86炉跡・S X H09廃 ■場

(第 101・ 102図、遺物図版19・ 87・ 119、 写真図版74・ 222・ 275'301。 302。 316)

(赤石 )

赤23区北半部、ⅧC-7r・ 8rグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。 S K 129。 S X44・ S K T02と

重複関係にあり、これらの遺構を切っている。また、北壁並びにカマ ド煙道煙出し部を掘 り込みのあるSN

86炉跡が切っているが、断面からこれの立ち上がりを確認することができなかった。このことからみてこの

炉が本遺構を切っているというよりは廃棄後の完全に埋まりきっていない窪みを利用した炉ないし工房があ

った可能性が考えられる。 S X H091よ S169の南西斜面下に位置し、検出当初、明黄褐色土が人為的に埋め

られた不整形状のプランを呈することから、人為的に埋められた遺構ではあるものの、竪穴住居跡等の遺構

の可能性が低いため、性格不明遺構として精査を開始した。精査の結果、壁面・床面は確認されずに自然斜

面が検出され、埋土が上位から明黄褐色土・暗褐色土と基本層序の逆順に堆積 していることから、状況から

見て斜面上に位置するS169構築時の廃土が堆積 したものであると判断した。

S169は平面形・規模は北壁は5.2m残存 し、東壁は 5m遺存し、南壁は4.8m残存していることから一辺 5

m前後の隅九方形状を呈するものと思われる。主軸方位はN-26° 一W、 床面積は残存部分で23.7∬ を測る。

壁はやや外傾 して立ち上がり、壁高は東壁で118cmを 測 り、北壁・南壁は西に向かうにつれて低 くなってい

く。埋土は上位は黒褐色土、中位は暗褐色土、下位は褐色土を主体とした自然堆積を呈し、15層 に細分され

た。床面は平坦で堅く締まり東壁際以外の全面に貼床が施されている。床面施設として住居北東・南東コー

ナー付近より上坑 3基 (Kl～ K3)、 住居北西部以外の床面より柱穴が7基検出された。Klの平面形は円

形状を呈し、径73× 70cm、 断面形は逆台形状を呈し、深さ42cmを測る。K2の平面形は楕円形状を呈し、

径111× 99cm、 断面形は皿状を呈し、深さ12cmを 測る。K3の平面形は楕円形状を呈し、径59× 52cm、 断

面形は皿状を呈し、深さ1lcmを測る。

カマドは北壁中央に位置する。本体部の残存状況はあまり良くない。両袖はにぶい黄褐色質粘上で構築さ

れたのではないかと思われる。燃焼部は60× 58cmの略円形状を呈する、深さ2cmの掘り込みの底部に径

51× 44cmの略円形状の、厚さ9cmの焼土が形成されている。煙道部は長さ1,34m、 幅42cmの割り貫き式の

煙道で下り勾配で煙出し部へ続いている。煙出し部は31× 29cmの楕円形状を呈し、深さ110cmを測る。

S N86炉跡は前述のように平面形・規模は不明だが、長軸106cm、 短軸103cm、 深さ29cmの掘り込みの北

側底部に径51× 35cm、 厚さ6cmの焼土が形成されている。遺物は土師器が小袋 1袋分、須恵器片が 3点、

羽口片が 3点、石製品が 3点 (砥石・敲石・磨石各 1点 )、 鉄製品が 5点 (鋤先 。刀子・筒状・釘各 1点、

板状 2点)と 鉄津が出土している。このうち掲載した遺物は床面より出土した砥石 (70)、 Slの敲石 (71)、

刀子 (44)、 カマドより出土した筒状鉄製品 (46)と 板状鉄製品 (48)、 K2土坑から出上したR Mlの鋤先

(45)、 埋土中より出土した土師器 (210・ 211)と 須恵器 (212)と 板状鉄製品 (47)と 釘 (49)である。
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S169。 SN86

A H=662m

S169
1 10YR2/3(黒 褐)し まり無、粘性有、褐色上多 く、

2.偲雀餡九貸き箔言 しまり無、粘性有、褐色土多 く、鯰 む

3 10YR4/6(褐 )し まり無、粘性有、黄掲色土含む

4.10YR74(褐 )し まり無、粘性有、浅黄橙色土・炭含む

5.10YR4/4(褐 )しまり有、粘性有
6 10YR4/4(褐 )しまり無、粘性有、庚含む、焼土微量

7.10Y匙/6(褐)しまり有、粘性有

患:器駿 協慶η類麹桂獄簑霧雹呈歩査0実 焼土含む
性認子髯宏歴q、姜藩ヤ雀y,浩管籍種浩伊儀妻念色上夢常P
鬱報 待 般 姜耕 ごまり無、粘性有、褐色土多 く、声 ヒ物 焼土微量

iと 認乎科先贋送だま箸糧砦学電性雰怠著、掲色土混入、炭含む
15,10YRν 4(に ぶい黄橙)しまりやや有、粘性無、貼床

B

S169 Kl

aH=643m

S169 Kl
l 10YR4/6(掲)し まり極有

粘性無、暗褐色土多 く、炭含む

2 10YR6/4(に ぶい責橙)し まり
やや有、粘性少し有、炭少量

0           1m

第101図  S169竪穴住居跡 。SN86炉跡 (1)

S169 K2
1,10YR5/8(黄褐)し まりやや有

粘性少し有り、炭含む

S169 K3

eH‐649m       二

日
ヽ
も
Φ
＝
目

―
劇
―

〇ヤ
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S169カ マ ド
431

こ
漂
法
も
＝
臣

―
―０

A H_643m

0       5Clcm

S169 カマ ド
1.10YR5/6(黄 褐)し まり有、粘性無、マサ土・炭を微量
2.10YR4/6(褐 )し まりやや有、粘性少 し有、炭・焼土含む
3.25YR4/6(赤 褐)し まり極有、粘性無
4.10YR4/6(褐 )し まりやや有、粘性少し有、炭少量
5.10YR6れ (にぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、炭少量
6.10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり極有、粘性無、炭・焼土含、袖土
7.25YR5/8(明 赤褐)焼土

SXH09

C H‐
652m

0            1m

SN86
1.5YR6/4(に ぶい橙)焼土

D

0                 2m  望上H=660m B

SXH09
1 10YR6/8(明 赤褐)し まり有、黄褐色土多く炭化物少量
2.10YR3/4(暗 褐)しまりやや有、旋化物少量
3 10YR4/6(褐 )しまり有、炭化物微量
4.10YR6/8(明 黄褐色)しまり有

第102図 S169竪穴住居跡 。SN86炉跡 (2)。 SXH09排土場
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S X H09の平面形・規模は7.2× 2.5mの不整形状を呈 し、最大厚28cmを測る。埋土は上位に明黄褐色土、

中位に暗褐色土、下位に褐色土の人為堆積である。

遺物は埋土中より上師器奏片が 4点、羽口片が 5点 と鉄津が出土している。

S170B竪穴住居跡、S X 167工 房跡 (第 103図、遺物図版67、 写真図版75・ 253)

赤23区北半部から赤27区 に枝分かれする尾根の谷頭、ⅧC-10pグリッドに位置し、Ⅵ層上面で検出され

た。森林伐採時の道路の削平によって東側を消朱しており、検出時から南壁中央壁際にある掘 り込みをもつ

炉と貼床が見えていたので、そこから床面を出していったが、検出当初から単独の竪穴住居跡であると思い

こんでいたためカマ ド付近の床面を燃焼部焼土がでるまで掘 り込んでしまった。精査途中で床面レベルが合

わないことに気づき断面を再検討した結果、単独の竪穴住居跡ではなく、古い竪穴住居跡 (S170B)を貼

床 して工房跡 (S X 167)に 建て替えしたものであると判断した。よって新旧関係は (新)S X 167→ (十日)

S170Bで ある。

S X 167は 東側斜面が消失しているため全体の平面形・規模は不明であるが、西壁は2,7m遺存 し、北壁は

1,7m、 南壁では0.8m残存 していることから一辺約2,7mの隅丸方形状を呈 したものと思われる。床面積は残

存部分で7.3ど を測る。壁は西壁・南壁はやや外傾 して立ち上が り、北壁は下半部は鋭角的に立ち上が り上半

部は外半している。壁高は西壁で26cmを 測 り、南北壁では東側に向かうにつれて低 くなっていく。埋土は

暗褐色～責橙色土を主体とした自然堆積を呈している。床面はほぼ平坦で堅く締まり全面に貼床が施されて

いる。床面施設として西壁際から壁溝と南東床面から掘 り込みを有する炉が検出された。周溝は一部とぎれ

るが長さ1.18m、 幅18～ 24cm、 深さ10cmを 測る。炉は33× 25cmの楕円形を呈し、深さ1.5cmの掘 り込みの

底部に22× 12cmの精円形状を呈する厚さ3cmの焼土が検出された。

S170Bは平面形・規模はS X 167と 同じで、主軸方位はN-22° 一E、 床面積は残存部分で6.9笛 を測る。

壁は西・南壁はやや外傾 して立ち上が り、北壁は下半は鋭角的に立ち上が り上半部は外半している。壁高は

西壁で40cmを 測 り、北壁。南壁は東側に向かい低 くなっていく。床面はほぼ平坦で締まっている。

カマ ドは北壁に位置する。本体部はわずかに左袖の一部と右袖を残すのみで残存状況は不良である。袖部

は褐色質粘土で構築され、支脚は輔の羽口を転用している。燃焼部は明瞭な焼土は確認されなかった。煙道

部は長さ84cm、 幅33cmの割 り貫き式の煙道で下 り勾配で煙出し部に続いている。煙出し部は34× 31cmの

円形を呈し、深さ59cmを 測る。

遺物は埋土中より須恵器片が 1点、羽口片が貝占床中より2点、S170Bの カマ ドより1点出土した。この

うち掲載した遺物はR Plの羽日 (80)1点で、 S170Bの カマ ド支脚に転用されている。また、 S X 167炉

付近のサンプル土から、わずかに鍛造剥片が出土したことから鍛冶工房の可能性が考えられる。

S i71竪穴住居跡 (第 104図、遺物図版67、 写真図版75。 253)

赤23区北半部から赤27区に枝分かれする尾根の南側斜面上、ⅧC-10° 。
11° グリッドに位置し、Ⅵ層上

面で検出した。南西コーナー付近で S W79に切 られ、北西コーナー付近で S K184を切っており、新旧関係

は (新)S W79→ S171→ (十日)S K 184で ある。東側斜面が崩落しているため平面形・規模は不明であるが、

平面形は隅丸方形状を呈 し、規模は西壁で2.2m遺存 し、北壁で1.7m、 南壁で1.5m残存 している。主軸方位

はN-30° 一E、 床面積は残存部分で6.4だ を測る。壁はやや外傾して立ち上が り、壁高は西壁で54cmを 測

り、北壁・南壁では東側に向かうにつれて低 くなる。埋土はにぶい黄褐色土を主体とした自然堆積を呈し、

床面近 くでは炭を含んだ黒褐色土の広が りが見 られる。床面はほぼ平坦で堅 く締まり全面に貼床が施され

ている。
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Pl(-104)

P2(-132)

B

SX167

B

01

SX167
1.10YR6/4(にぶい責橙)し まり少し有、粘性無、暗褐色土・炭少量
2.10YRプ 4(暗褐)し まり有、粘性無、明黄褐色プロック・炭含む
3.10YR7/6(明 黄褐)砂質土、 しまり少し有、粘性無、暗掲色プロック 炭少量
4.10YR3/6(黄 橙)し まり有、粘性少し有
5.10YR6/6(明 黄tF」)しまり。粘性無、明黄掲色プロック 炭少量、焼上を含む
6 10YV6(黄 橙)しまり有、粘性少し有
7.10YR7/8(黄 橙)しまり有、粘性無
8 10YR7/4(1こ ぶい黄橙)し まり無、粘性無、黄橙色土少量、にぶい黄褐色土含む

SVOB
9 25Y8/3(淡 黄)しまり有、粘性少し有、責橙色プロック混入、炭微量
10.10YR7/2(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無、暗褐色土少量、炭含む
11 10YR4/3(に ぶい黄掲)しまり有、粘性無、にぶい責橙・炭多 く含む

SX167'戸

S�67炉
1.25YR5/8(明 赤褐)焼土

日
０
ド
ｆ

日
ｌ

ｑ
ｌ

A H=676m

0                2m

S170Bカ マ ド

〇
|

Cllω
l

0      50cm

漏

卜
〒

出

〇
―

‐

S170Bカ マ ド
1.10YR7/6(黄橙)しまり有、粘性無、マサ土少量
2.10YR8/4(浅 糞栓)し まり有、粘性無、炭・マサ土少量
3.10YR8/6(責橙う しまり少し有、粘性無、マサ土・災含む
4.10YR7/6(明 黄褐)し まり無、粘性府、黄橙色土少量、炭含む
5。 10YR8/4(浅黄橙)し まり有・粘性無、マサ土少量
6 10YR6/4(1こぶい責橙う しまり有、粘性無、淡黄色土多 く含む
7 10YR6/4(1こ 然い責橙)し まり有、粘性無、淡黄色土多 く含む
8.10YR7/4(に ぶい黄橙)し まりやや有、粘性無、淡黄色土多 く含む
9,10YR5/3(に ぶい黄褐 )しまり無、粘性無、マサ土・焼土微量
10 5YR5/8(明 赤褐)しまり極有、粘性無、責橙色土・炭含む
11.10YR3/1(黒 褐)し まり有、粘性無、炭・焼上多 く含む、袖
12 10YRν 4(に ぶい黄褐)しまり有、粘性少し有、黒褐色土・マサ土含む
13.10YR3/3(暗 褐)しまり有、粘性無、災少量、焼土含む
14.10YRγ 3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、支脚の掘 り方の埋土

0            50m

第103図  S170B竪穴住居跡 。S�67工房跡

01
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S171
1 10YR3/4(暗褐)しまり有、粘性無、にぶい黄橙色土・炭含む

2.10YR3/4(浅 黄橙)し まり少し有、粘性無、にぶい黄褐色土混入

3.10YR4/4(褐 )しまり無、粘性無
4 10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり少し有、粘性無、浅責橙色土混入

5,10YR6/4(に ぶい黄橙)しまり有、粘性無、暗褐色土・炭含む

6 10YR3/2(黒 褐色)しまり有、粘性無、暗褐色土・炭・焼土粒含む

7.10YR4/3(に ぶい黄褐)しまり無、粘性無、
にぶい責褐プロック少量

8.10YR7/6(明 責褐)し まり有、粘性無、にぶい黄褐色上少量

9 10YR6/4(に ぶい黄橙)しまりやや有、粘性無、
にぶい黄掲色上を多 く、災含む

10 10YR6/6(明 黄褐)しまり有、粘性無、
にぶい黄褐色土混入、炭含む

11.10YR4/3(に ぶい黄褐)しまりやや有、粘性無
12.ЮYR6/6(明 黄褐)し まり有、粘性無、

にがい黄褐色土多 く、炭含む、焼土少量
13.10YR2″ (黒褐)し まりやや有、粘性少し有、炭層
14 10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無、

炭微量、マサ土含む、貼床

A  
重‐670m

S171カマ ド 。
|

o                2m

〇
|

S171 カマ ド
1,10YR4/4(褐 )し まりやや有、粘性無、マサ上少量、焼土粒微量
2 10YR8/4(浅 黄橙)しまり有、粘性無、 (崩 落土)

3 ■5YR4/6(4FJ)し まりやや有、粘性無、
黄橙色土少量、炭・焼土粒微量

4.75YR4/4(褐 )し まり少し有、粘性やや有、

黄橙色土少量、炭化物を含む
5。 10YR8/6(黄橙)しまり少し有、粘性無、

にぶい黄褐色土含む、庚少量
6 10Y酌/4(にぶい黄褐)し まりやや有、粘性少し有、

黄橙色土少量、炭含む
7 10YR3/3(暗 褐)しまり無、粘性少 し有、

浅黄橙色土少量、炭含む
8.10YR4/3(1こ ぶい黄褐)しまりやや有、粘性無、炭・焼土粒含
9,10YR4/6(褐 )し まり有、粘性少し有、炭・焼土粒含む

10,26YR4/6(赤褐)しまり有、粘性無、褐色土 炭含む
11 10YR2/3(黒 褐)しまりやや有、粘性無、

暗褐色土・炭・焼土粒少量
12,25YR3/3(淡黄)しまり無、粘性無、にぶい黄褐色土含む

13.ЮYR2/2(黒 褐)し まりやや有、粘性少し有、炭・焼土粒少量

14.10YR2/3(黒 褐)しまりやや有、粘性少し有、

災・焼土粒 マサ土微量
15,10YR3/3(暗 褐)し まりやや有、粘性無、

炭・焼土粒・マサ土少量含む
16.10YR婢3くにぶい黄褐)しまり有、粘性無、炭・焼土多 く、袖
17.25YR4/8(赤褐)し まり有、粘性無、炭少量

と 認魂彫 :躍 4魏 算し貯 畿 f務鰺 携 Υ炭含よ 袖
20 10YR4/6(褐 )し まり有、粘性やや有、袖土
21 75YR4/6(褐)しまり有、粘性少し有、熱慶した袖土

0        511cm

S171竪穴住居跡
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カマ ドは北壁に位置する。本体部は天丼が崩落しているものの残存状況は比較的良好であったが、燃焼部

部分を掘 り過ぎた為、燃焼部焼土の状況は不明である。袖部は輔の羽口を芯材として褐色質粘土で構築され

ている。支脚は確認されなかったが、燃焼部中央から31× 29cmの円形状を呈し、深さ8.6cmを 測るピットが

検出されてお り支脚の据え方の穴と考えられる。煙道部は長さ1.02m、 幅38cmの制 り貫き式の煙道で下 り

勾配で煙出し部へ続 く。煙出し部は31× 27cmの円形を呈し、深さ37cmを 測る。

遺物はカマ ドより輔の羽口 3個体、埋土中より上師器藷の破片が 5点出上した。この内掲載した遺物は端

の羽口 3点 (81～83)で、R P2(82)と R P3(83)は カマ ド右袖からR Pl(81)は左袖から出土した。

S172竪穴住居跡 (第 105・ 106図、遺物図版20・ 67・ 87・ 120、 写真図版76・ 222・ 223・ 254・ 275。 276・ 302)

赤23区北半部、ⅧC-7qグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。検出時には南側に隣接するS X44

を切っている竪穴住居跡として精査を開始した。東コーナー付近を精査中に廃棄された焼上の広がりからS

K189に切 られ、 S K 188を切っていることを確認し、また南壁中央を精査中にS K T02の プランを検出し、

同遺構を切っている事を確認した。なおS K188。 S X44・ S K T02と の新旧関係であるが、 S X44の精査

段階で同遺構が S K188に 切 られ、 S K T02を 切っていることを確認していることから、新旧関係は (新 )

S K189→ S172→ S K188→ S X44→ (十日)S K T02で ある。

平面形は隅丸方形状を呈し、規模は北西壁で4.8m、 北東壁で4.7m、 南東壁で4.5m、 南西壁で4.6m、 主軸

方位はW-40° ―N、 床面積は17.5だ を測る。壁はやや外傾 して立ち上が り、壁高は北東壁106cm、 南西壁

22cmを測 り、西側に向かうにつれて低 くなる。埋土は上位は褐色土、中位は暗褐色土、下位はにぶい黄褐

色土を主体とした人為堆積を呈し、22層 に細分された。南側方向から投げ込まれた土が多い堆積状況を呈し

ており、南側約 lmに 隣接するS169竪穴住居跡が自然堆積を呈し、かつ同時存在が考えられないほど近接

していることから、 S169構築時に出た廃土を本遺構に投げ込んだ可能性が考えられる。床面は平坦で堅く

締まり北東壁際 lm前後を除いた全面に貼床が施されている。床面施設として北東壁際と南東壁中央から東

側にかけて周溝が、柱穴が北西壁際近くから2基 (P4・ 5)、 南東壁際から3基 (Pl・ 2・ 3)検出された

が、位置的に主柱穴とはなりえるのはP3と P4であると思われる。カマ ドは北西壁中央に位置する。本体

部の残存状況は不良である。

カマ ド周辺には袖の芯材に使われたと思われる角礫が散在していることから住居廃棄時に壊した可能性が

考えれられる。袖の一部を掘 りすぎてしまったが、前述の角礫と左袖は羽口を使用して芯材とし褐色質粘土

で構築されたのではないかと思われる。燃焼部は径72× 67cmの楕円形状に浅 く掘 り込まれ、径56× 54cmの

略円形状を呈する厚さ8cmの焼土が形成されている。燃焼部の奥には亜角礫が据えられており、支脚とし

て使用されたものと思われる。煙道部は長さ1.26m、 径48cmの割 り貫き式の煙道で下 り勾配で煙出し部ヘ

続いている。煙出し部は34× 33cmの 円形を呈し、深さ139cmを測る。

遺物は土師器が 9号袋 1/2袋分、羽回が 6点、石製品が 4点 (砥石 3点、磨石 1点 )と 鉄津が出土して

いる。このうち掲載した遺物は土師器 4点、羽日、砥石 3点、磨石 1点、刀子 1点で、カマ ドよりR P4

(213)。 R P5(215)・ (216)の上師器奏 3点 とRP6の羽口 (84)を 掲載した。 (84)の羽回はカマ ド左袖の芯

材に転用されている。また、床面から出上した遺物で掲載したものはRPlの土師器奏 (214)、 S6(72)。 S

3(73)。 Sl(74)の砥石 3点、 S7の磨石 (75)、 刀子 (50)である。

S,73竪穴住居跡 (第107図、遺物図版67・ 87・ 88。 120、 写真図版77・ 254・ 277・ 302・ 316)

赤23区北半部、ⅧC-6p・ 6Qグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。本遺構はS1130構築時に人為

的に埋められている上にカマ ド燃焼部付近をS K278に切 られている。よって新旧関係は (新)S1130→ S
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】:器駿 継枚墓瘤毎満サ箸1嘉桂祭含酪黄褐色土炭含む
3 25Y8/4(淡 黄)しまり無、粘性無
4 10YR6/8(明 黄褐)しまり有、粘性無、褐色土・炭 焼土含む

::異尋静び智 贋♯ぞ鞠蛇犠、災.焼土多く含む
7.5YR4浴 (赤褐)しまり少 し有、粘性無

8.子5YR3/4(暗 褐)しまり少 し有、粘性無、庚含む

9 5YR4/8(赤 褐)し まり少し有、粘性無

社群酸 腰矛こζ聴 雑家盪 後:維會P袖
12.10Y財4(褐 )し まり極有、粘性少 し有、炭・焼土含、袖

13.10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり有、粘性少 し有、袖

14.5YR4/8(赤褐)焼土

ｇ
８
ｏＩ
Ｈ
Ｉ
釧
―

】:器登沈綴魏ヤ褪争砦f離攣罷溢犠 .`嬢銘 .

マサ土少量、褐色土多 く含む

3.10Y財 4(褐 )し まり少 し有、粘性有、

生路義紀鬼☆慾霜)を宴

'ゃ

ゃ有、粘性少し有、褐色プロック
院毛憮涜便暑Fこま鶴蒼亀控考1茄宴落浅黄橙色土炭・焼土含
6.10YR4/4(褐 )しまり有、粘性少し有、明機褐色プロック

`:争

こ襲昇憲手をま写:等ぞF愁桂客i罐藩等農簑悪霊宏量t疫綾畳
9 10YR4/6(褐 )しまりやや有、粘性有、明黄褐色ブロック

Ю密魅魔藉群梃j筆格言離有、褐色カック
m篭鶉療舗F[彗 争ヰ跨0亀隣、絶

そ器彫:罐籠3'著艶鰺Fヨ義♂議経
ヽ
疫建

餓量
14.ЮYR4/4(褐 )しまり少 し有、粘性少し有、

I::鷺尋3方持§暑

':3争

鴛奪警三薙癌若吾霧名圭多畳、黒褐 炭少量
17.10YR7/6(明 黄褐)しまり極有、粘性少し有、

歳:ξ覇 1落ョ3と ,三 4:i驚権著i髯落きこ二貪寡量
劣器彫鴛武壌翻慶′赫f粘鰺犠Fサ

抄量
黄褐色土混入、炭含む、貼床

第105図  S172竪穴住居跡 (1)

B
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第刊06図 S172竪穴住居跡 (2)

K278→ (旧)S173で ある。西側斜面が崩落しているため平面形・規模ははっきりしないが、北東壁は5.2m

遺存 し、南東壁は4.2m、 北西壁は4.7m残存 していることから、一辺 5m前後の隅丸方形状を呈するものと

思われる。主軸方位はN-58° 一W、 床面積は残存部分で18.7ど を測る。壁は鋭角的に立ち上が り、壁高は

南東壁で75cmを測 り、北西・北東壁は西に向かうにつれて低 くなっていく。埋土は上・中位はにぶい黄褐色

土、下位は黒色土を主体 とした人為堆積を呈し、13層 に細分された。床面は平坦で堅 く締まり西側の床には

貼床が施されている。床面施設として住居西側を中心に土坑 3基 (Kl～ K3)と 、南東壁際から柱穴が 1

基検出された。Klの平面形は楕円形状を呈し、径138× 115cm、 断面形は逆台形状を呈し、深さ31cmを測

る。K2の平面形は円形を呈し、径65cmを測 り、断面形は逆台形状を呈し、深さ26cmを測る。K3の平面

形は円形状を呈 し、径59× 58cm、 断面形は逆台形状を呈 し、深さ24cmを測る。

カマ ドは北西壁中央西よりに位置する。本体部はS K278に 破壊 されているため不明である。煙道部は長

さ1.04m、 幅33cmの制 り貫き式の煙道で下 り勾配で煙出部へ続いている。煙出部は33× 31cmの楕円形状を

呈し、深さ75cmを測る。

遺物は土師器片が小袋 1袋分、羽口 5点、砥石 3点、磨石 1点、鉄製品 2点 (筒状・鉄鐸各 1点 )と 鉄津が

出上した。掲載した遺物は羽口 1点 (85)、 (77)。 S5(78)。 (79)の 砥石 3点、磨石 1点 (76)、 鉄鐸 2点 (51・

52)で、(85)羽 口と (78・ 79)砥石は床面より、 (51。 52)鉄鐸は貼床より、それ以外は埋土中より出土して

いる。

―-198-



〇
|

日
峙
瞼
）０
臣

〇
|

ど生一 H=6αOm

S173
1 10YR5/4(に ぶい責褐)し まり有、粘性無、炭・マサ土含む
2.10YR5/8(黄 褐)し まり極有、粘性少し有
3.10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無、炭・マサ土含む
4.10YR4/4(褐 )しまり有、粘性少し有、炭を含む
5。 ЮYR6/4(1こ ぶい黄橙)しまり有、粘性無、民・マサ土含む
6.10YR6/6(明 責褐)し まり有、粘性無
7.10YR7/8(黄 橙)しまり極有、粘性少し有、炭微量
8.10YR5/6(黄 褐)しまり極有、粘性少し有、炭含む
9。 10YR2/1(黒 )し まり有、粘性無、炭の層
10 10YR5/3(に ぶい黄褐)しまりやや有、粘性無、炭含む
11.10YR5/6(黄 褐)しまり極有、粘性少し有、炭少量、貼床
12 10YRl17/1(黒 )しまりやや有、粘性少し有、焼土ブロック含む炭の層
13.10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり有、粘性やや有、明黄褐色プロック、災・マサ土混入、jII床

S173カ マ ド

a H=654m b

o                2m
|

S173 K2・ K3
1.10YR5/6(責褐)し まり極有

粘性少し有、炭少量
2 10YR1 71(黒 )し まりやや有

粘性少し有、焼土ブロックを含む
3 10YRγ 3(1こ ぶい黄褐)しまりやや有

粘性少し有、炭含む

Si73 Kl
C H=6alm                 ユ

0           1m

S173 カマ ド
1 10YR4/3(にぶい黄褐)しまりやや有、粘性少し有

にぶい黄褐色土混入、炭含む

~――ヽ、_、、__る
置ヵs_ヽ

ヽヽ、_、、、

0             50cm

第刊07図 S173竪 穴住居跡

S173K2・ K3
e H=6夙 lm
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S174竪穴住居跡 (第 108図、遺物図版20・ 120、 写真図版77・ 223・ 302)

赤23区北半部、ⅧC-41グ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。北側斜面が崩落しているため平面

形・規模ははっきりしないが、西壁は2.6m、 東壁は1,7m残存 し、南壁は3.7m遺存していることから一辺 4m

弱の隅丸方形を呈 しているものと思われる。主軸方位はN-4° 一E、 床面積は残存部分で10.7だ を測る。

壁はやや外傾 して立ち上が り、壁高は南壁で32cmを 測 り、西。東壁は北に向かうにつれて低 くなる。埋土は

上位は黒褐色土、下位は黄褐色土を主体とした自然堆積で 8層 に細分された。床面は平坦で堅く締まり住居

中央と東壁際以外の全面に貼床が施されている。床面施設として住居中央付近に径16× 1lcmの楕円形状を

呈し、厚さ2cmの焼土が形成された地床炉が 1基、土坑が住居北側から1基 (Kl)、 南壁際から2基 (K

2・ 3)、 南東コーナー付近に周溝が検出されている。Klの平面形は楕円形状を呈し、径66× 49cm、 断面

形は逆台形状を呈し、深さ19cmを測る。K2の平面形は精円形を呈し、径48× 30cmを 測 り、壁は上半部は

外傾して、下半部はやや外傾して立ち上が り、深さ20cmを測る。K3の平面形は楕円形状を呈し、径46×

39cm、 断面形は逆台形状を呈し、深さ9cmを測る。

カマ ドは東壁中央に位置する。本体部の残存状況はあまりよくない。両袖は芯材の抜き取 り穴と考えられ

るピットが各 2個ずつあり、右袖には黄褐色粘土で構築された袖土が一部残存 している。燃焼部は径64×

49cm、 厚さ4cmの焼上が形成されている。燃焼部の奥には支脚の抜 き取 り痕と思われる径約20cm、 深さ

8cmの ビットがある。煙道部は長さ1.08m、 幅37cmの煙道で下 り勾配で煙出し部へ続き立地状況から掘 り

込み式かと思われる。煙出し部は33× 32cmの 方形を呈し、深さ25cmを 測る。

遺物は土師器が 9号袋 1袋分弱、須恵器片が 1点、羽回片が 6点、磨石が 1点、鉄製品 (鉄鐸)が 1点 と

鉄津が出土している。このうち掲載した遺物は土師器奏 2点 と鉄鐸で、RPlの土師器奏 (218)は 床面から

(217)の 土師器奏と (53)の 鉄鐸は埋土中から出土している。

S,75・ 131竪穴住居跡、S K i33A・ B竪穴状遺構

(第 109・ 110図、遺物図版20。 21・ 68・ 88'89。 120、 写真図版78'79・ 223・ 254・ 277・ 278。 302)

赤23区北半部、ⅧC-4n。 4° グリッドに位置している。検出当初から複数棟あることが予想されていた

が、埋土が薄いことから平面プランではその他の新旧関係を確認することができなかったので、共通のベル

トを設定して精査を開始した。精査の結果 S1131の 東壁を検出したが、壁面自体は堅くしまった崩落上で、

それ自体はS K 133の埋土であることが確認された。それ以外の壁面は前述の検出状況のためから確認でき

なかったが、精査過程で S K 133内 に堆積 している崩落土をS1131の カマ ド煙道部が切っていることと、

S1131内では焼土の広がりがみられ、広がりがない部分よりも若干レベルが低 くなることから、 S1131の

範囲は焼土の広が りが見られる範囲になると推定される。また、 S1131の西壁はS K191を 切っていること

がベル トから確認された。 S K 133は東壁の軸が微妙に食い違いを見せていることから、 2棟の重複がある

ことを想定して精査を進めた。その結果、東壁の切 り合い関係が認められたので新しい方をA、 古い方をB

とした。 S175は 検出当初からS1133。 S K 133A・ Bが横方向に多重重複 しているプランに南半部を切

られている竪穴住居跡として検出し精査を行った。また、南西コーナー付近をS K 1911こ 切 られている。よ

って、新旧関係は (新)S1131→ S K 133A・ B→ (十日)S175で ある。また、これらの遺構 とS K 191と の

重複関係であるが、 S K191は S1131に 切られ、 S175を切っているが、 S K 133A・ Bと の新旧関係は不

明である。

S175は 、平面形・規模は長軸約6.8m、 短軸4.5mの隅丸長方形状を呈する。主軸方位はE-1° 一W、 床

面積は残存部分で26.6だ を測る。壁はやや外傾 して立ち上が り、壁高は東壁で28cm、 西壁で4cmを測 り北
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S174
1.10YR3/4(暗褐)し まり有、粘性無

掲色プロック混入、炭含む
2.10YR5/6(黄褐)しまり有、粘性無

褐色プロック混入、炭微量
3.10YR6/6(明 黄褐)し まり有、粘性無

黄掲色土混入
4.10YR5/4(に ぶい責褐)しまり有、粘性無
5 10YR5/6(黄褐)しまり有、粘性無
6 10YR6/6(明責褐)し まり有、粘性無
7 10YR6/4(1こぶい黄橙)しまりやや有

粘性無、マサ土 炭少量
8 10YR5/8(黄 褐)し まり有、粘性やや有

マサ土を微量、貼床

S174 Kl
aH=672m

S174  Kl
l 10YR5/6(黄褐)し まり有

粘性やや有、褐色プロック
・炭・マサ土少量含む

S174 K2・ K3
C H‐ 643m            ユ

S174 K2
1.10Y恥 /6(黄褐)しまり有、粘性無、炭・マサ土少量

S174 K3
1 10YRツ 6(黄褐)しまりやや有、粘性無、マサ土少量

0              1ロ

A H=は
7m

S174カ マ ド

A
―― H=64節

0                 2m

EEl l
S174  炉
1 25YR5/8(明 赤褐)焼土
2.25YR6/8(橙 )焼土

0               50cm

日
∞
む
＝
Ｈ

てう
―

「

S174 カマド
1.10YR4/4(褐 )しまり有、粘性無、暗褐色プロック少量
2 10Y珊 /4(暗褐)し まり有、粘性やや有、炭・焼上プロック含む
3.10YR4/6(褐 )し まり有、粘性有、炭 焼土プロック含む
4 10YR5/8(黄 褐)し まり有、粘性やや有
5,10YR4/3(に ぶい黄褐)しまり有、粘性有、焼土粒少量
6.10YR4/6(掲 )し まり有、粘性有、焼土含む
7 10YR3/4(暗 褐)しまり有、粘性やや有、焼土プロック含む
8 10YR3/3(暗 褐)しまり有、粘性無、炭少量、焼EL L含む
9 10YRプ 3(暗褐)しまり無、粘性無、石の抜き取 り穴
10 10YR4/6(褐 )し まり有、粘性無、石の抜 き取 り穴
11.10YR3/4(暗 褐)しまり有、粘性無、黄褐色プロック少量
12.10YR2/3(黒 褐)しまり有、粘性無、にぶい黄橙プロック少量
13.10YR2/3(黒 褐)しまり有、粘性やや有
14.10YR5/3(1こ ぶい黄褐)しまり有、粘性やや有
15,10YR3/2(黒 褐)しまり有、粘性無、暗褐色プロック含む
16.10YR4/3(1こ ぶい黄褐)しまり有、粘性無
17.10YR5/6(黄 褐)しまりやや有、粘性無、

にぶい黄褐色ブロック少量
18.10YR5/6(黄 褐)し まり有、粘性無
19,10YR6/4(に ぶい黄橙)しまり有、粘性無
211.5YR3/6(暗 赤褐)焼土

0       側cm

第108図 S174竪穴住居跡
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壁 。南壁では西側に向かうにつれて低 くなっていく。埋土はにぶい責褐色土を主体とした人為堆積で 7層 に

細分された。床面は平坦で堅く締まり、北・西壁際を中心に貼床が施されている。床面施設として北西コー

ナー近 くから土坑 1基 (Kl)が、住居中央からやや南西コーナーよりに、掘 り込みのある炉 2基 (炉 A・

B)と柱穴 (P2)が、南東コーナーからカマ ドの間に周溝が、住居中央から北東・北西コーナーよりに柱穴

(Pl・ 3)が検出されており、 Pl・ 3は位置的に主柱穴になるものと思われる。Klは径65× 59cmの円形

を呈する。断面形は鍋状を呈し、深さ24cmを 測る。炉Aは径40× 23cmの楕円形状で、深さ3cmを 測る掘 り

込みの底部付近に厚さ lcm弱の焼土の広が りが検出された。炉 Bは径28× 22cmの略円形状で、深さ3cm

を測る掘 り込みの底部付近に厚さ2cm弱の焼土の広がりが検出された。

カマ ドは東壁中央南よりに位置する。本体部の残存状況は不良で、両袖に袖の芯材に用いたと思われる自

然石と、本体部付近には礫が散在 してお り住居廃棄時に破壊された可能性が考えられる。燃焼部は径74×

67cmの掘 り込みの全面に厚さ8cmの焼上が形成されている。燃焼部の奥には亜角礫が据えられており、支

脚として使用されたものと思われる。煙道部は長さ約91cm、 幅約25cmの割 り貫き式の煙道で下 り勾配で煙

出し部へ続いており、天丼部分は約32cmが崩落せずに残存 しているが、全体的に土圧で潰れて断面形が精

円形状を呈している。煙出し部は31× 22cmの楕円形を呈し、深さ18cmを測る。

遺物は床面。埋土中より土師器片が 9号袋 1袋分、須恵器片が 1点、羽日が 1点、鉄製品 (板状・刀子)

が 3点、砥石が 4点 と鉄淳が出上している。このうち掲載された遺物はカマ ドより出土した土師器奏 (220)

と、 S2(80)。 S3(81)の砥石 2点、RMlの板状鉄製品 (54)と 、炉A付近より出土した砥石 2点 (82・

83)、 埋土中より出上した土師器奏 1点 (219)と 羽口 (86)で ある。また、炉A・ B付近のサンプル土から、

わずかに鍛造剥片が出土したことから鍛練鍛冶を行っていたものと考えられる。

S1131は平面形は隅丸方形状を呈すると思われ、確認できた東壁が約 4mである。 S K 133Bの東壁際

が人為堆積を呈し、その西側が自然堆積を呈することから見て、住居の範囲は残存する東壁部分よりもさら

に南に広がる可能性が想定される。主軸方位はN-70° 一E、 推定される床面積は18.8ゴ を測る。壁は東壁

のみ残存 し壁高10～22cmを測る。埋土はにぶい黄褐色土を主体とした自然堆積を呈し、床面近 くには焼土

と炭の広が りが見られることから焼失住居であると思われる。床面はほぼ平坦で堅く締まる。

カマ ドは東壁中央に位置する。本体部の残存状況は良好である。両袖は 3乃至 4個の自然石を芯材に用い

て褐色質粘土で構築されている。天丼石は亜角礫が 1個煙道部入 り日付近に残存し、燃焼部焼土上面に 1個

崩落土に流されて現位置を保っていない天丼石になる可能性のある自然石が出土している。また、本体部内

からはカマ ドの部材として使用されたと思われる亜角礫が多数出土している。燃焼部は径43× 34cm、 厚さ7

cmの焼土が形成されているが一部木の根によって攪乱を受けている。燃焼部の奥には亜角礫が据えられてお

り、支脚として使用されたものと思われる。煙道は水平に掘 りこまれ、長さ55cm、 幅45cm、 深さ33cmを

測 り、埋上の状況と天丼石の状況から住居より外側の部分は煙出しとして開回していたものと推測される。

遺物は埋土・床面より土師器片が小袋 1袋分、須恵器片が 1点、石製品が 5点 (砥石 2点、敲石 1点、磨

石 2点)と 鉄津が出土している。このうち掲載した遺物は床面より出土したR Plの土師器奏 (227)と S7の

砥石 (90)と S14の敲石 (91)、 埋土中より出土した須恵器片 (228)である。

S K i33Aは 遺存する北壁長約4m前後、東壁長約4.2m前後を測ることから、一辺約 4m前後の隅九方形

状を呈すると思われ、残存する床面積は約8.8∬ を測る。壁は鋭角的に立ち上がり、壁高は西壁約 7cm、 北

壁約10cm、 東壁約35cmを 測る。埋土はにぶい黄褐色～黄橙色土を主体とした人為堆積を呈し、床面近くに

は明黄褐色土を主体とした崩落土と炭と焼上の広がりがみられる。床面はやや平坦で締まる。床面施設は東
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第109図  S175。 呵31竪穴住居跡 (1)。 SK133A・ B竪穴状遺構

S175'131'SKB3A・ B
l 10YR4/3(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無、明黄褐土・炭微量
2.10YR6/6(明 黄褐)しまり有、粘性無、炭少量
3 10YR5/3(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無、責栓土多、炭少量
4 10YR7/4(に ぶい黄橙)しまり有、粘性無
5 10YR7/6(明 黄褐)しまり極有、粘性少し有、マサ土・炭微量
6 10YR3/6(黄 橙)しまり極有、粘性無
7.10YR5/3(に ぶい黄掲)しまり有、粘性無、にぶい黄橙土含、炭少量
8 10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無、責橙土含、炭少量
9,10YR5/6(黄 褐)しまり極有、粘性少 し有、責橙土・炭含
10 10YR7/4(に ぶい黄橙)しまり少し有、粘性無、暗褐土多、炭合
n,10YR4/4(褐 )しまり極有、粘性少し有、黄橙土・炭含
12 10YR7/6(明 黄褐)しまり有、粘性無、炭微量
13.2う Y8/4(淡 黄)し まり有、粘性無、マサ土少量
14 10YR5独 (にぶい黄褐)しまり極有、粘性無、明黄掲土含、炭微量
15.10YR6/4(1こ ぶい黄橙)しまり極有、粘性無、炭微量
16.10YR6/6(明 黄褐)しまり極有、粘性無、炭少量
17 10YR5/4(に ぶい黄掲)しまり極有、粘性無
18.10Y郎 /4(にぶい黄褐)しまり有、粘性少し有、炭少量
19 10YR6/4(に ぶい責橙)しまり少し有、粘性やや有、災含
閉.5YR6/4(1こぶい橙)しまり有、粘性無

S175炉 A・ B
l.10YR2/1(黒 )しまりやや有、粘性やや有、炭層
2 5YR6/61橙 )しまり有、粘性無、焼土

S175 Kl
a H=鰤

        二

SK133B Kl

立H=649m    二
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S175カ マ ド

A Hi647m

Si呵 31カ マ ド

AH_623m

E31 01

S175 カマ ド
1.10YR6れ (にぶい責橙 )

しまり少し有、粘性やや有
炭含む

2.10YR5/3(に ぶい黄掲)

しまり少し有、粘性やや有
炭多量、焼土プロック少量

3 10YR6/3(に ぶい黄橙)

しまり少し有、粘性やや有
炭含む

4.5YR6/8(橙 )焼土

日

3
H

OI

B

第110図  S175。 131竪穴住居跡 (2)

S1131 カマド
1 10YR5/6(黄褐)し まり少し有、粘性少 し有、炭徴量
2.26Y8/6(黄 )し まり有、粘性無
3 10YR4/3(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無、炭 焼土少量
4 10YR4/4(褐 )し まり種有、粘性無、炭少量
5,10YR3/4(暗 褐)し まり有、粘性少し有、炭・焼土含む
6 10YR4/6(褐 )し まりやや有、粘性少し有、炭 焼土プロック混入
7.10YR76(褐 )し まりやや有、粘性少し有
8 10YR4/6(褐 )し まり有、粘性無、マサ土微量、袖土
9,10YR4/4(褐 )し まり極有、粘性無、黄橙色土含、袖石の据え方
10 10YR4/6(褐 )し まり有、粘性無、炭・焼土粒徴量、袖石の据え方
11.10YR4/4(褐 )し まり有、粘性無、マサ土微量、支脚の据え方
12 5YR6/8(橙 )焼土

日
い
ヽ
０
＝
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壁際で壁溝が検出された。長さ約4m、 幅約18cm、 深さ約10cmを測る。遺物は出土しなかった。

S K 133Bは 遺存する東壁長約4.5m、 残存する南壁長約 2m前後を測 り、残存部分から隅丸長方形基調

を呈するものと思われる。床面積は遺存状態が悪いことから計測しなかった。壁は東壁。南壁の一部が残存

し、鋭角的に立ち上がり、壁高は東壁約32cm、 南壁約 6cmを 測る。埋土はにぶい黄褐色土を主体とした人

為堆積を呈する。床面はほぼ平坦で堅く締まる。床面施設は南東から土坑 (Kl)が検出された。Klの平

面形は楕円形状を呈し、径59× 49cm、 断面形は円筒状を呈し、深さ34cmを 測る。

遺物は埋土中・床面から土師器片が 3点、Kl埋土中より羽日片が 1点出上している。このうち掲載した

のは床面より出土した土師器奏 (232)である。

S176竪穴住居跡 (第 111図、遺物図版20。 21・ 68。 88。 89・ 120、 写真図版80。 223・ 254・ 277・ 302)

赤23区北半部、ⅧC-3m。 4mグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。カマ ド煙道部をS174に、西

壁をS K 192に切 られ、東壁中央付近でS K203を 南東コーナー付近でS175を切っていることから、新旧関

係は (新)S174・ S K192→ S176→ (十日)S175。 S K203で ある。但し、 S174と S K 192、 S175と SK
203と の新旧関係は不明である。平面形は概ね隅丸方形状を呈し、規模は一辺約5.3mを測る。主軸方位は煙

道部が残存していないため不明であるが、概ね真北方向を向いていたものと思われる。床面積は残存部分で

22.8� を測る。壁はやや外傾して立ち上がり、壁高は西壁で 8cm、 東壁で59cmを 測 り、北壁。南壁では西側

に向かうにつれて低 くなっていく。埋土は上位はにぶい黄褐色土、下位は黄褐色土を主体とした人為堆積を

呈し、埋土中位には焼土 ?の投げ込み等も見られる。床面はほぼ平坦で堅く締まり住居中央を除く全面に貼

床が施されている。床面施設として住居中央付近に地床炉 2基 (炉 A・ B)が検出されている。炉Aは径

44× 36cmの 円形を呈 し、深さ6cmを測る掘 り込みの底部に厚さ2cmの 焼上が形成されている。炉Bは径

25× 7cmの楕円形を呈 し、厚さ4cmの焼土が形成されている。また、住居の対角線上に柱穴が 4基 (Pl
～P4)検出されており、これらが主柱穴になるものと思われる。これらの他に住居中央付近に柱穴が 1基

(P5)検出されている。

カマ ドは北壁中央付近に位置する。本体部の残存状況は不良である。わずかに褐色質粘土で構築された右

袖の一部が検出されたのみで袖はほとんど残存 していない。燃焼部は径約65× 63cm、 厚さ13cmの 焼土が形

成されている。煙道部は検出されなかった。位置的に煙道部があると想定される線上にはS174の南西コー

ナーがあり、かつ本遺構の北壁付近からは南から北へ下る緩斜面上にあることから、煙道部はS174に切ら

れかつ、残存 したかもしれない部分は斜面の崩落によって消失したものと思われる。

遺物は土師器片が 9号袋 1袋分、須恵器片が12点、羽日片が26点、砥石 2点、磨石 2点、軽石 1点、鋤先

1点 と刀子 2点 と鉄淳が出土している。このうち掲載した遺物は須恵器 1点、羽口 1点、磨石 2点、砥石。

鋤先・刀子各 1点で、(221)の須恵器とRP9の羽口 (87)と S2の磨石 (84)と S3の砥石 (86)は 床面から、

(55)の刀子は貼床中から、 (85)の磨石と (56)の刀子と(57)の鋤先は埋土から出土している。また、炉A・

B付近のサンプル土から、わずかに鍛造剥片が出土したことから鍛練鍛冶を行っていたものと考えられる。

S i77C竪穴住居跡、 S X 168A・ B工房跡、 S W81炭窯

(第 112・ 113図、遺物図版21・ 68・ 89。 120、 写真図版Bl・ 82・ 223・ 254・ 278。 302)

赤23区西側斜面下、ⅧC-2° グリッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。前述の通 り森林伐採時におけ

る掘削の影響で西側斜面が消失したため、その部分のプランの状況から上下に複数棟有ることが予想された

ので共通のベル トを設定し精査を開始した。 S X 168Aは 当初竪穴住居跡と考えたが、床面から掘 り込みの

ある炉を検出したことから工房跡と判断した。同遺構床面精査中に黄褐色上のプランを確認し精査に入った
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S176カ マ ド

aH=645m
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C H=644m

S176
1.10YRν 4(にぶい黄褐)し まり有、粘性無、明黄褐色土少量、炭含む

2.10YR6/6(明 責褐)し まり有、粘性無、炭微量
3.10YR4/4(褐 )し まりやや有、粘性少し有、炭含む

4 25Y3/4(淡 黄)し まりやや有、粘性無、にぶい黄褐色土多 く、炭微量

5,10YR5/6(黄 掲)し まりやや有、粘性無、明黄褐色土 炭含む

6 10YR「●/4(1こぶい黄褐)しまりやや有、粘性少し有、炭多く、焼土粒微量

7.10YR5/3(に ぶい責褐)し まりやや有、粘性無、黄橙色上含と、炭少量

8 10YR5/6(責 褐)し まり極有、粘性無、炭含む
9.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、淡黄色土含む、炭微量

10.10YR4/4(褐 )し まりやや有、粘性少し有、炭・マサ土含む

11.10YR4/4(褐 )し まり極有、粘性少し有、黄褐色土含む、炭微量

12.10YR7/6(明 黄褐)し まり有、粘性無、炭微量
13 2鴻ザ4(淡黄)し まり有、粘性無、マサ土少量・貼床

o                 2m

S176 炉 A
l.ЮYR4/3(に ぶい黄褐)しまり有、

粘性少し有、灰黄褐・炭含む
2,10YR2/1(黒 )し まり有、粘性少

し有、炭の層
3.75YR6/8(橙 )焼土

S176'戸B

ユ H=“れ 上
12

―
S176 炉B
l 10YR2/1(黒 )し まり有、粘性少

し有、炭の層
2 ■5YR6/8(橙 )焼上

ｄ
一

S176 カマ ド
1.5YR5/8(明 赤褐)焼土
2.5YR6/8(橙 )焼土
3 10YR4/6(褐 )し まり有、粘性少し有、袖土

第111図  Si76竪 穴住居跡

√

0             50cm
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所、床面から地床炉を検出したことから工房跡と判断した。この遺構が S X 168Bである。 S177Cは SX
168Bの貼床を剥がした際にカマ ド崩落土の広がりを確認したことからS X 168Bの 貼床ではなく竪穴住居

跡と判断した。 S W81は当初 S177Cの煙道部が崩落したプランであると思い精査を開始したが、精査の過

程で底部のレベルがカマ ドのレベルと一致せず、底部直上で炭の広が りが確認されたことから天丼部が崩落

した部分ではなく戊窯であると判断した。よってこの場所では最初に竪穴住居跡 (S177C)を構築し、そ

の竪穴を埋め戻 して工房跡 (S X 168B)に 改築し、その工房跡が廃棄された所に炭窯 (S W81)を構築し、

その跡を埋め戻して工房跡 (S X 168A)を構築したものと思われる。以上の検出・精査状況から新旧関係は

(新)S X 168A→ S W81→ S X 168B→ (十日)S177Cである。

S X 168Aは 平面形は隅丸長方形を呈し、規模は東壁で5.5m遺存 し、南壁で3m、 北壁で1.7m残存 してい

る。床面積は残存部分で14.1∬ を測る。壁は下半部は鋭角的に、上半部はやや外傾して立ち上がる。壁高は

東壁で97cmを 測 り、北壁・南壁は西側に向かうにつれて低 くなっていく。埋土はにぶい黄褐色土を主体とし

た自然堆積を呈す。床面はほぼ平坦で締まっている。床面施設として南床面から地床炉が検出された。炉は

54× 型cmの楕円形を呈し、深さ8cmの掘 り込みの壁面を中心に厚さ2cmの焼土が検出された。

遺物は土師器片が21点、羽日が 8点、石製品 (砥石・要石)が 2点埋土中より出土している。このうち掲

載したのは埋土中より出土した羽口片 (88)、 砥石 (92)、 床面中央付近より出土した要石 (93)である。また、

炉付近のサンプル土から、わずかに鍛造剥片が出土したことから鍛冶工房の可能性が考えられる。

S X 168Bは 平面形は隅丸長方形を呈し、規模は東壁で4.2m遺存 し、南壁で2.lm、 北壁で0。7m残存して

いる。床面積は残存部分で11.8だ を測る。壁はやや外傾 して立ち上が り、壁高は東壁で28cmを 測 り、北壁・

南壁は西側に向かうにつれて低 くなっていく。床面はほぼ平坦で締まっている。床面施設として南床面から

地床炉が検出された。地床炉は40× 19cmの楕円形を呈し、厚さ2cmを 測る。遺物は出土しなかった。炉付

近のサンプル土から、わずかに鍛造剥片が出土したことから鍛冶工房の可能性が考えられる。

S177Cの 平面形は隅九長方形状を呈し、規模は西壁で 2m、 北壁で2.4m残存 し、東壁で4.3m、 南壁で

3.lm遺存 している。主軸方位はN-20° 一W、 床面積は残存部分で10.9ゴ を測る。壁は鋭角的に立ち上がり、

壁高は西壁 2cm、 東壁40cmを測 り、北壁。南壁は西側に向かうにつれて低 くなっていく。埋土は褐色系の

土を主体とした人為堆積を呈し、17層 に細分された。床面は平坦で堅 く締まり中央から西側部分に貼床が施

されている。床面施設として床面中央やや南よりから径109× 82cmの楕円形を呈し、深さ27cmを測る土坑

(Kl)が、西壁を除く壁際から周溝が、北西コーナー付近から柱穴が検出されている。

カマ ドは東壁中央南よりに位置する。本体部の残存状況は不良でわずかに袖部は芯材の抜き取 り痕が両袖

に 2個づつあるのみで、住居廃棄時に袖石は抜き取られたものと思われる。燃焼部は径42× 30cm、 厚さ 2

cmの焼土が形成されている。燃焼部の奥には亜角礫が据えられており、支脚として使用されたものと思わ

れる。煙道部は長さ1,09m、 幅39cmの到 り貫き式の煙道で下 り勾配で煙出し部へ続いている。煙出し部は

33× 24cmの略円形を呈し、深さ66cmを 測る。

遺物は土師器片が 8点、石製品が 2点 (砥石 1点、磨石 1点 )、 鉄製品 1点 (板状)と 鉄津が出土している。

このうち掲載した遺物はカマ ドより出土した土師器奏 (223)、 床面より出土したSlの砥石 (87)、 貼床より

出土した板状鉄製品 (58)である。

S W31は 、西壁の一部を消失してしまったが、平面形は略円形を呈すると思われ、規模は推定で開口部

径約138× 79cm、 底部径約100× 55cmを測る。断面形は深い皿状を呈 し、深さは24～35cmを測る。埋土は

炭混 じりの上位は褐色土・下位は黒色土である。底面は概ね平坦で堅 く締まる。底面の一部には被熱した橙
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I B

′
′

′狙川瓶客
Ｂ．

SW81

A

SX168A ttA
l.10YR2/3(黒 褐)し ま りやや有、粘

性少 し有、炭の層
2.2YR5ん (明赤褐)焼土

SX168B ttA
CH‐

609m  」生

す
S�68B ttA
1 5Y酪 /6(明 赤褐)焼土

SヽV81
1.10YR6/4(1こぶい黄橙)しまり有、粘性少し有、

小石含む、炭少量
2.10YR2/1(黒 )しまり有、粘性少 し有、礫含む、

灰黄褐色土混入、災の層
3.5YR6/6(橙 )焼土

0                       1コ n

S177C

〇
|

第112図  S177C竪穴住居跡 。S� 68A・ B工房跡 (1)。 SW81炭窯
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A  H=618m B′ B

SX168A
l.10YR7/8(黄橙)し まり極有、粘性無、にぶい黄褐土多量

炭微量
2.10YR3/3(暗 褐)し まり有、粘性少し有、炭含む
3 10YM4(浅 黄橙)し まりやや有、粘性無
4 ЮYR6/6(明 黄褐)し まり極有、粘性少し有、炭

しまりやや有、粘性無
しまり極有、粘性少し有、炭含む4 ЮYR6/6(明 黄褐)し まり極有、粘性少し有、炭含む

5 10YR7/8(黄 橙)し まり極有、粘性無
6.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり 粘性やや有、炭少量
7.10YR4/3(に ぶい責褐)し まり'粘性やや有7.10YR4/3(に ぶい責褐)し まり'粘性や
3.10YR5/4(1こ ぶい責褐)し まりやや右、10YR5/4(1こ ぶい責褐)し まりやや有、粘性少 し有、

浅黄橙色土 炭含むC

S177Cカ マ ド

C′
H‐ 624m

C31

D       ば
´   D

0                 2m

9,10YR″ 3(にぶい黄橙)し まりやや有、粘性無、礫含む、
黄橙色土少量、災微量

10.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性やや有、
炭 礫含む

11 10YR4/4(褐 )し まり有、粘性少し右、マサ土混入、
黄橙色土・炭を含む

SX168B
12.10YR″ 8(黄橙)し まり枢有、粘性少し有、マサ土混入、

にぶい責褐色土・炭含む
13 10YR4/3(に ぶい黄褐)しまり,粘性やや有

S77C
14.10YRν 3(1こ ぶい責褐)し まり極有、粘性無、

黄橙色・褐色土混入、炭・マサ土含む
15,10YR3/4(暗 褐)し まり有、粘性少し有、

炭・焼土プロック含む
16.10YR4/4(掲 )し まりやや有、粘性やや有、

にぶい責褐色土混入、炭・礫少量
17.10YR5/3(に ぶい黄掲)し まり極有、粘性無、

黄橙色 掲色上混入、炭・マサ土含む
18.10YR4/4(褐 )し まり 粘性やや有、

にぶい黄褐色土混入、炭・礫少量
19.10YR7/6(明 黄褐)し まり極有、粘性少し有、

責褐色土混入、炭含む
20.10YR4/6(褐 )し まり枢有、粘性やや有、炭含む
21.10YR6/4(に ぶい黄橙)し まり極有、粘性無、

明黄褐色土含む、炭少量
22.10YR5/6(黄 褐)し まり極有、粘性少し有、

明黄褐色 にぶい黄褐色土混入、炭少量・焼土微量
23 10YR4/4(褐 )し まりやや有、粘性有、

黄褐色土・炭少量
24.10YR8/2(灰 自)し まり有、粘性無
25 10YR4/4(褐 )し まりやや有、粘性やや有、

にぶい黄褐色土混入、炭含む
26 10YR8/2(灰 白)し まり有、粘性無
27 10YR4/6(褐 )しまりやや有、粘性有、炭少量、礫含む
28.10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり有、粘性やや有、炭微量、

礫含む
29,Ю YR3/2(黒 褐)し まり有、粘性少し有、炭含む
30.25Y7/4(浅黄)し まり有、粘性無、Kl埋土
31.25Y7/3(浅黄)し まり有、粘性無、小石含む、貼床

生
③̈ 54

01

日
ゆ
Ｈ
Φ
＝
Ｈ

　
てう―
「

S177C カマ ド
1 25Y8/4(淡 黄)し まり有、粘性無、

マサ土ブロック含む
2 10YR4/4(褐 )しまり有、粘性無、

明黄褐色土含む、炭少量
3.5Y郎 /8(明赤掲)しまり有、

粘性少 し有、褐色土・炭含む
4.10YR4/4(掲 )し まり有、粘性やや有、

焼土粒 炭少量
5.25Y3/4(淡 黄)しまりやや有、粘性無
6 10YR8/4(浅 黄橙)しまりやや有、

粘性無、黄橙プロック・炭含む
7,10YR4/3(に ぶい黄掲)しまり有、

粘性少 し有、炭 焼土プロック含む
8.10YR5//3(に ぶい黄褐)しまり少し有、

粘性無、炭・マサ土含む
9 25Y6/4(1こ ぶい橙)焼土

A H=6α7m
B

0             50cm

第113図 S177C竪穴住居跡。S�68A・ B工房跡 (2)
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色の焼土の広がりが見られ、厚さ4cmを測る。遺物は出土しなかった。

S178竪穴住居跡 (第 114図、遺物図版21・ 120、 写真図版83・ 223・ 302)

赤23区西側斜面下、ⅧC-ln'2nグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。本遺構は覆土が完全に埋

まりきる前の窪みにS W80が構築されていることから新旧関係は (新)S W80→ (十 日)S178で ある。西側

斜面が消失しているため平面形・規模は不明だが、規模は東壁で4.8m遺 存し、南壁で2.9m、 北壁で3.5m残

存 していることから一辺が 5m弱の隅丸方形状を呈するものと思われる。主軸方位はN-5° 一W、 床面積

は残存部分で14.O� を測る。壁は下半部でやや外傾 して、上半部で外傾 して立ち上がる。壁高は東壁で

91cmを 測 り、北壁・南壁は西側に向かうにつれて低 くなっていく。埋土は褐色系の上を主体として11層 に細

分されたが、埋土上位はS W80構築時ないし戊の掻き出し時の影響を受けているものと思われる。床面は平

坦で堅く締まり中央から西側部分に貼床が施されている。床面施設として南東コーナーより上坑 (Kl)が

検出された。径77× 61cmの楕円形状を呈し、深さ16cmを測る。

カマ ドは東壁中央南よりに位置する。本体部の残存状況は良好である。両袖は 3個の自然石を芯材に用い

て褐色質粘上で構築されている。燃焼部は奥半分に径36× 34cm、 深さ3cmの掘 り込みがあり、その掘 り込

みの手前に、径36× 34cm、 厚さ5cmの焼土が形成されている。煙道部は長さ1,47m、 幅31cmの判 り貫き式

の煙道で下 り勾配で煙出し部へ続 く。煙出し部は49× 40cmの精円形を呈し、深さ101cmを測る。

遺物は土師器片が 9号袋 1袋分、須恵器片 1点、羽口片 1点、磨石 1点、鑑 ?1点と鉄津が出土している。

掲載した遺物はカマ ドより出土した土師器奏 (224)と 埋土中より出土した鉱 ?(59)で ある。

S 186C・ D竪穴住居跡、 SX 170工 房跡、 S K 134竪穴状遺構、 S X H10廃上場

(第 115・ 116図、遺物図版21・ 68・ 89・ 90。 120、 写真図版84・ 85。 223・ 254。 278。 279)

赤23区西側斜面下、ⅧC-lk。 2kグ リッドに位置し、Ⅳ層上面で検出された。本遺構の検出された場所

は森林伐採時の掘削によって削平を受けていることから、残存状況は非常に悪 く、一辺 6m前後の大きい竪

穴住居跡のプランとその南西コーナー付近にもう一棟竪穴住居跡のプランを検出したが、平面プランから新

旧関係を確認することができなかったので共通のベル トを設定して精査を開始した。残存状況が悪かったこ

とと埋土がにぶい黄褐色系の土で検出面の上と類似しているため、精査に苦慮し、炉が検出された面を床面

と判断しそこから掘っていったところ、本来は炉のある床面は当初検出した竪穴より古い遺構で、その古い

遺構を埋め立てて竪穴を構築した状況が断面観察等から判明し、結果的に 2棟を一気に掘ってしまっている

状況に気づいた。その後の精査の結果から、上の遺構からはカマ ド・炉等は確認されなかったため竪穴状遺

構 (S K 134)で あると判断し、下の遺構からは炉が検出されたことから工房跡 (S X 170)で あると判断

した。また、 S X 170工房跡床面精査中ににぶい黄褐色土のプランを確認し精査に入った所、カマ ドを検出

し竪穴住居跡であると判断した。この遺構がS186Cで ある。S186Dは 当初からS K 134の南西コーナー

付近で検出し、 S K 134。 S X 170精査中に断面観察等からS X 170に切 られている状況を確認し、カマ ド

を検出したことから同遺構より古い竪穴住居跡であると判断した。以上の状況からみてこの場所は同時存在

であるかは不明であるが、S186Cと S186Dが構築され、それらを埋め戻してS X 170を 構築し、それを

埋め戻 して S K 134を構築したものと思われる。よって、新旧関係は (新)S K 134→ S X 170→ (十日)SI

86C・ Dである。また、 S K 134は S X 170を 埋め戻した際に生じた貼床が検出されるはずだが、以上のよ

うな精査過程を経たため推定線でしか表記できず貼床範囲は図示していない。 S X H10は S186C・ D他の

北西側斜面下に位置する。検出時の状況がS X H09と 類似 している為、掘削廃土の可能性があると考え精査

に入った。精査の結果、壁面 。床面は確認されずに自然斜面が検出され、埋土が上位から褐色土・黒褐色土

-211-



こ
Ｓ
再
０
ｌ
Ｈ

〇
|

A H=6119m

S178カ マ ド

A H=607m

Cl l

0                            2m

S178
1 10YR5/4(1こぶい黄褐)し まりやや有、粘性

無、明黄褐プロック少量、炭含む
2 10YR5/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、

炭・焼土少量、明責褐色ブロック含む
3 10YR6/6(明黄褐)し まり種有、粘性少し有、

炭微量
4.10YR73(1こ ぶい黄褐)しまり有、粘性少し

有、炭少量
5,ЮYR4/4(褐 )しまり極有、粘性少し有、

炭・焼ELu含む
6 2 FDY8/6(黄 )しまりやや有、粘性無、にぶ

い黄褐色土混入
7.10YR7/6(明 黄褐)し まり極有、粘性無、炭

微量、にぶい黄褐色土少量
8.10YR4/6(褐 )しまり有、粘性無、炭少量
9 10YR4洛 (に ぶい黄褐)しまり極有、粘性少

し有、災を含む
10 10YR5/6(責 褐)し まりやや有、粘性無
11.10YR4/4(褐 )しまりやや有、粘性無、貼床

S178 Kl

豊 H‐606m b

S178 Kl
l.10Yお /3(にぶい黄褐)し まり有、粘性有、

明黄褐色土・炭混入、焼土プロック含む

0                       1m

S178 カマ ド
1,10YR8/6(黄橙)し まり有、粘性無、炭微量
2.75YR4/6(褐 )しまり有、粘性有、焼土・炭含む
3.10YR6/6(明 黄褐)しまり有、粘性無、マサ土・炭含む
4 10YR5/6(黄 掲)しまり有、粘性少し有、にぶい黄褐色

土・炭含む
5 10YR4/3(1こぶい黄褐)しまり有、粘性少し有、にぶい黄

褐色土・炭
6 10YR73(1こ ぶい黄褐)しまり極有、粘性少し有、黄橙色

土 戊
7 10YR4/6(褐 )し まり極有、粘性少し有、炭含む、袖
8 10YR4/6(掲 )し まり枢有、粘性少し有、責橙土・炭含、

袖石の据え方
9.25YR6/4(1こ ぶい橙)焼土

日
η
ＨΦ
＝
【
　

′ヽ
１

判

0       50cm

第114図 S178竪穴住居跡
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Si86C

Si86D

B

SB6C
l.10YR5/3(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無、炭少量
2.10YR6/4(1こ ぶい黄橙)し まり有、粘性無、

浅黄橙色土と炭含む
3.10YR8/3(浅 黄橙)し まりやや有、粘性無
4 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性少 し有、貼木

S186Cカ マ ド
1 10YR5/3(にぶい黄褐)しまりやや有、粘性少 し有、

炭少量
2 10YR5/4(1こ ぶい黄褐)しまり・粘性やや有、炭含む
3 10YR8/3(浅 黄橙)し まりやや有、粘性無
4,10YR4/6(褐 )しまり有、粘性少し有、炭・焼土含む

5 25YR6れ (にぶい橙)燃焼部焼土

b

0             50cm

S186D
l 10YR5/3(にぶい黄褐)し まりやや有、

粘性少し有、炭少量
2 10YR5れ (にぶい黄褐)し まりやや有、

粘性やや有、庚含む
3 10YR5/6(黄褐)し まりやや有、粘性やや有
4.10YR8/3(浅 黄橙)し まりやや有、粘性無

SB6D Kl
5 25Y5/3(黄 褐)し まり有、粘性無、

下位を中心に灰責褐色土・炭少量

a H‐599m b

a H‐
601m

=生_H=ω 2コ

′ユ

罠
む
出

´ヽ
―
判

SB6D カマ ド
1 10YR4/6(褐 )しまり有、粘性少し有、炭・焼土含む
2.25YR6/4(1こ ぶい橙)焼土

第115図  S186C・ D竪穴住居跡

P2(-226)    Pl(~

P4(-120)

◎
P5(-107)

P6(-145)
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SK,34・ SXi70

SK134・ SX170
1 10YR7/3(に ぶい黄橙 )

2 10YR5/3(に ぶい責褐)

3.10YR7/2(に ぶい責橙 )

SXH10

A H=5釧9m

しまり有、粘性少し有、炭少量
しまり有、粘性少し有、炭少量
しまり有、粘性少し有

0               2m

SX170炉
1 26YR6/4(に ぶい橙)焼土

0       511cm

SX170炉
a H‐600m        b

B

SXH10
1.10YR5/4(に ぶい責褐)し まり少 し有、粘性無、責褐色土混入
2 10YR2/3(黒褐)し まり少し有、粘性無、黄褐色土混入、炭含む
3 10YR4//3(にぶい黄褐)し まり少 し有、粘性無、責褐色プロック含む
4.10YR4/4(掲 )し まり少 し有、粘性無、にぶい黄褐色土含む

0                 2m

第116図  SX170ユニ房跡 。SK134竪穴状遺構 。SXH10,,三上場
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と基本層序の逆順に堆積 しており、状況からみて斜面上に位置するS186C・ D等を構築した際の掘削廃土

が堆積 したものと判断した。

SK 134は平面形・規模は残存部から6.5× 5m前後の隅丸長方形状を呈するものと思われる。床面積は残

存部分で32.8ど を測る。壁は外傾して立ち上がる。壁高は南東壁で35cmを測 り、北東・南西壁は西に向かう

につれて低 くなっていく。埋土はにぶい黄橙色土の単層で自然堆積を呈している。床面はほぼ平坦で締まっ

ている。

遺物は土師器片が小袋 1袋分、羽日が 4点、砥石が 2点、鉄製品が 3点 と鉄津が出土している。このうち

掲載した遺物は埋土中より出土した羽口 (90)と 穂積具 (60)と 鉄鐸 (61)と 鞘金具 (62)、 検出面より出土 し

た砥石 (95)で ある。

SX 170の 平面形・規模は南東壁が4.4m残存 していることと断面観察から推定で、5.5× 4.5m前後の隅丸

長方形状を呈するものと思われる。床面積は残存部分で24.8笛 を測る。壁は外傾して立ち上がる。壁高は南

東壁で10cmを 測 り、北東・南西壁は西に向かうにつれて低 くなっていくはずだが掘 りすぎたためあくまで推

定でしかない。坦土はにぶい黄褐色土を主体とした人為堆積を呈し2層 に細分された。床面はほぼ平坦で締

まっている。床面施設として中央からやや北コーナーよりの床面から地床炉が1基検出された。炉は67×

65cmの楕円形を呈 し、厚さ6cmの焼土が形成されている。

遺物は出上しなかった。

S186Cの平面形は隅九方形状を呈し、規模は北西壁長2.7m、 北東壁長2.8m、 南東壁長2.6m、 南西壁長

2.6mを測る。主軸方位はN-6° 一E、 床面積は6.2だ を測る。壁はやや外傾 して立ち上がる。壁高は北西 。

北東壁で30cm、 南東壁で26cm、 南西壁で22cmを 測る。埋土はにぶい褐色系の土を主体とした人為堆積を

呈 し、 3層に細分された。床面は平坦で堅く締まり中央から北西壁際部分に貼床が施されている。

カマ ドは北東壁東コーナー際に位置する。本体部の残存状況は不良でカマ ド構築粘土は検出されず、わず

かに燃焼部焼土と煙道が残存 しているのみである。両袖は残存 していないため詳細は不明である。燃焼部は

径27× 23cm、 厚さ3cmの焼土が形成されている。煙道部は長さ1.1lm、 幅35cmの到 り貫き式の煙道で下 り

勾配で煙出し部へ続いている。煙出し部は径31cmの 円形を呈し、深さ81cmを測る。以上のことから本遺構

はカマ ドを破壊 し、きれいに掃除してから住居を廃棄したものと推測される。

遺物は掲載した土師器甕 (226)と砥石 1点 (88)と 、鉄津が埋土中より出上した。

S186Dの 平面形は隅丸長方形状を呈し、規模は北西壁長3.4m、 北東壁長2.8m、 南東壁長3.3m、 南西壁

長2.8mを測る。主軸方位は煙道部が S X 170に よって切 られているため不明である。床面積は8.4だ を浪1る 。

壁は外傾 して立ち上がる。壁高は北西壁で22cm、 北東壁で 7cm、 南東壁で14cm、 南西壁で31cmを 測る。

埋土はにぶい責褐色系の上を主体とした人為堆積を呈 し、 4層に細分された。床面は平坦で締まっている。

床面施設として北西壁中央付近より土坑 (Kl)と柱穴 (Pl～ 6)が検出された。土坑は径111× 107cmの

隅丸方形状を呈し、深さ40cmを 測る。柱穴の中で位置的に主柱穴となりえるのは、 P2・ 6の 2基である。

カマ ドは東コーナー付近に位置する。本体部の残存状況は不良である。カマ ドの構築粘土に使われたと思

われる褐色系粘土が 4cm程堆積するのみで両袖は残存せず、わずかにカマ ドの芯材の抜き取 り穴とも思わ

れるピットが3基 (Pl・ P3'P4)残 存するのみである。燃焼部には径36cmの 円形を呈し、厚さ 4cmの

焼土が形成されている。また、煙道部はS X 170構築時に削平を受けたと思われ、残存していない。

以上のことから本遺構はS186Cと 同様にカマ ドを破壊 し、きれいに掃除してから住居を廃棄 したものと

推測される。遺物は掲載した床面出土の砥石 (89)1点のみである。
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S 193B竪穴住居跡、 SX 130・ 71・ 73B工房跡・S X Hll廃上場

(第117～ 119図、遺物図版20・ 22・ 24・ 68・ 92・ 120・ 121、 写真図版86・ 87・ 223・ 224・ 226・ 254。 280。 302・ 303・ 316)

赤24A区南端部、ⅧC-31'3jグ リッドに位置し、Ⅳ層上面で検出された。当初、遺構の中央付近にあ

った抜根跡の断面観察と、南西壁際からカマ ドの煙出しピットを検出していたことから、単独の竪穴住居跡

であると思い精査を開始したが、精査途中に炉を検出し、前述の抜根跡の断面観察を再度行ったところ、一

段下に竪穴住居跡 (S193B)があると判明したので、 S193Bを貼床 して改築された工房跡 (S X 171)

であると判断した。また、 S193Bの北東壁を精査中に同遺構の床面より高いレベルで鍛造剥片を検出し、

壁面ならびに周辺を面的に再度検出し直した所、断面に上下三時期の重複 (S X 173A・ B)を確認した。

また、北東に隣接するS K 136の壁面からも同様のプランを確認してお り、床面から地床炉が検出されたこ

とから工房跡と判断した。この遺構が S X 173Aである。S X 173Bか らは炉等は検出されなかったものの、

鍛造剥片が入ったピットを有する遺構を検出した。このピットは鍛造時に出た剥片を、遺構廃棄時にかき集

めたものと思われる。問題はS193Bと の新旧関係であるが、同遺構精査中にS X 173A・ Bの床面レベル

で床面ないし床面施設を確認していないので、少なくともS X 173Aは S193BoS K 136よ りは古い遺構

であると思われる。よって新旧関係は (新)S X 171→ S193B・ S K 136→ S X 173A→ (1日)S X 173Bで

ある。また、 S X 173A・ Bを検出した際のクリーエングでS193Bの南東壁際から褐色土系のプラン等を

確認し同遺構の断面ベル トを延長して精査を開始し、床面に地床炉をもつ工房跡を検出した。この遺構が S

X130である。 S X 1301よ S193Bよ り古いことは確認できたが、隣接するS X 171A・ Bと S K 136と は

直接的な切 り合い関係が無いため新旧関係は不明だが、これらの遺構 との距離が近すぎるため、同時存在の

可能性は低いと思われる。 SXHHは S193Bの 北側斜面下に位置する。当初斜面上に立地する竪穴住居跡

として精査を開始したが、壁面・床面は確認されず自然斜面が検出され、埋上が上位から褐色土・黒色土と基

本層序の逆順に堆積 してお り、状況から見て斜面上に位置するS193B等 を構築した際の掘削廃土が堆積 し

たものと判断した。

SX 171の 平面形は隅九方形状を呈 し、規模は北西壁長4.9m、 北東・南東壁長5.lm、 南西壁長4.7mを 測

る。床面積は残存部分で19.O� を測る。壁は外傾して立ち上がる。壁高は南東壁で90cm、 北西壁で17cmを

測 り、北東・南西壁は西に向かうにつれて低 くなっていく。埋土は黒褐色系を主体とした自然堆積を呈し7

層に細分された。床面はほぼ平坦で締まっている。床面施設として中央からやや北コーナーよりの床面から

地床炉が 1基検出された。地床炉は58× 36cmの楕円形を呈し、厚さ10cmの焼土が形成されている。

遺物は土師器片が 9号袋約 1/3袋、須恵器 3点、羽日片 6点、鉄製品 (祭具)が 1点出土した。このうち

掲載した遺物は埋土出土の土師器奏 (261)、 検出面出土の上師器奏 (262)、 床面出土のRMlの祭具 (77)で

ある。炉付近のサンプル土から、わずかに鍛造剥片が出土したことから鍛冶工房の可能性が考えられる。

S193Bの平面形は隅丸方形状を呈 し、規模は北西壁長4.9m、 北東壁 と南東壁長5.lm、 南西壁長4.7mを

測る。主軸方位はN-44° 一E、 床面積は残存部分で23.0だ を測る。壁は鋭角的に立ち上が り、壁高は北西

壁12cm、 南東壁120cmを 測 り、北東。南西壁は西に向かうにつれて低 くなっていく。埋土は褐色土系を主体

とした人為堆積を呈 し、 8層に細分された。床面は平坦で堅 く締まり、北・東コーナーでは周溝が検出され

た。また、住居中央から西側にかけて貼床が施されている。床面施設 としてカマ ドA右脇より土坑が 1基

(Kl)、 住居内各地から柱穴が13基検出されている。Klの平面形は楕円形状を呈し、径48× 44cm、 断面

形は丸底状を呈し、深さ16cmを 測る。また位置的にP3・ 7・ 8・ 13の 4基が主柱穴となりえる。

カマ ドは南東壁中央 (カ マ ドA)と 南西壁中央 (カ マ ドB)で検出された。検出状況から見て建て替えで
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S193B o SXi30・ 73B

一生―■‐600m

SX171
1 25Y7/4(浅 黄)砂質 しまり極有、粘性無、黒褐色土含む、炭微量
2 10YR2/3(黒掲)しまり極有、粘性少し有、炭 マサ土含む
3 10YR4/4(褐 )しまり極有、粘性少し有、褐色土・炭少量
4 10YV/6(明 黄掲)しまり極有、粘性少し有、暗褐色土含む、炭微量
5 101rR3/4(暗褐)し まり有、粘性少し有、黄掲色ブロック含む、炭微量
6 10Y財 6(黄褐)しまり極有、粘性少し有、暗褐プロック、淀含む、焼土粒少量
7 10YR3ル (黒褐)し まり有、粘性有、黄褐プロック・にぶい黄褐色土・炭含む
S198B
8 10YM/6(褐 )しまり極有、粘性有
9 10YR4れ (褐)しまり枢有、粘性少し有、炭・焼土少量
10 10YR5/8(黄 褐)しまり極有、粘性少し有、淡黄色土 明黄褐色土混入
11 10YR4/6(褐 )しまり有、粘性やや有、黄褐土・炭含む
12 10YR6お (明 黄褐)しまり極有、粘性少し有、淡黄プロック混入
13 25Y8/4(淡 黄)しまり有、粘性無、にぶい黄褐色土含む
14.10YR4/6(褐 )しまり有、粘性やや有、黄褐色土 炭含む
15 10YR6/8(明 黄褐)しまり極有、粘性少し有、淡黄ブロック混入
16 10YR74(褐 )し まり有、粘性やや有、黄掲土・炭含む
17 10YR6/6(明 黄褐)しまり有、粘性少し有、淡黄プロック混入
18.25Y8/4(淡 黄)し まり有、粘性無、にぶい黄褐色土含む
SX130
19 10YR3/1(黒 褐)し まり有、粘性やや有、炭徴量

0              2m

赤24区南側遺構配置図
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SX173B
l 10YR2/3(黒褐)し まり有、粘性少 し有、黄褐色土・炭を混入
2 10YR3/4(暗褐)しまり有、粘性少 し有、黄褐色ブロック混入、黒褐色土含む

3 10YR3/4(暗褐)し まりやや有、粘性無、黄褐ブロック混入、炭を含む
4 10Y郎/8(責褐)しまりやや有、粘性有、炭少量
5 101rR4/4(褐 )しまり極有、粘性少し有
6.10YR4//6(褐 )し まり極有、粘性少し有、黄褐色混入 炭を含む
7.10YR3/4(暗 褐)しまりやや有、粘性少し有、黄褐色ブロック混入、炭含む

8 10YR3/3(暗 掲)しまり有、粘性やや有、黄褐色土混入 炭含む
9.25Y7/4(浅 黄)し まりやや有、粘性無、にぶい黄褐色土含む
10 10YRン 3(暗掲)しまり有、粘性やや有、黄褐色土混入、炭含む
11 10YR3た (暗褐)しまり有、粘性やや有、黄褐色プロック・炭含む、鍛造剥片多量
12 10YR4//6(褐 )し まり有、粘性少し有、黒褐色土混入 炭含む
13 10YR2/3(黒 褐)し まり少し有、粘性無、炭含む
14 10YR2/3(黒 褐)し まり有、粘性少し有、炭徴量
15 25Y74(浅黄)し まりやや有、粘性無、にぶい黄褐色土含む
16.10YR2/3(黒 褐)し まり有、粘性少し有、炭微量
17 10Y馳 /4(褐)しまり有、粘性少し有、責褐色ブロック混入
18 10YR3/3(暗 褐)し まり有、粘性やや有、黄褐色土混入、炭含む

19 10Y馳 /4(褐)しまり有、粘性やや有、にぶい黄褐土混入

第1司 7図  S193B竪穴イ主居跡・SX130。 71 。73A・ Bl房跡・SK136竪穴】犬遺構 (1)

G H_597m

SX:71

20 10YR4/4(褐 )しまり少 し有、粘性少 し有、黒褐色土 にぶい黄橙色土粒含む、炭少量
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S193Bカ マ ドA
二豊 H‐607m ｂ

一

S193Bカ マ ドB
C H‐ 600m

d

S193B Kl
l.10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無、

淡黄色土含む
2.10YR5/4(に ぶい責褐)しまり有、粘性無
3.10YR5/3(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無
4.10YR3/4(暗 褐)し まりやや有、粘性やや有
5 25Y8/4(淡 黄)し まり極有、粘性やや有

0           1m

S193B カマ ドA
l.10YR4れ (褐)しまり無、粘性有
2.10YR5/6(黄褐)し まり極めて有、粘性有、

炭少量
3 10YR2/1(黒 )し まり極めて有、粘性無、炭

多量
4 75YR4/4(褐 )し まり無、粘性有
5 10YR3/4(褐 )し まり無、粘性有、炭少量
6.5YR7/3(に ぶい橙)焼土

SD3B カマ ドB
l.■5YR4/4(褐 )し まり有、粘性有、

災・焼土少量
2.10YRe/6(明褐)し まり有、粘性有、

黒褐色土少量
3.10YR5/4(に ぶい褐)しまり無、粘性有
4.10YR4/4(褐 )しまり無、粘性有
5。 10YR3/4(暗褐)し まり無、粘性有
6.10YR5/8(暗 褐)し まり無、粘性有
7.5YR7/3(に ぶい栓)焼上

SX171 炉

S�71炉
1.5YR5/8(明 赤褐)焼土

SX130炉A
I H=ω

 llm

~型
〒
~!靴

識 働しまりややな
粘性少し有

2.5YR4/8(明 赤褐)焼土

22.25Y7/4(浅黄)しまりやや有、粘性無、にぶい褐色土含
23.10YR7/4(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無
24 10YR6/3(に ぶい黄F■

t)し
まりやや有、粘性無

25,10YR5/6(黄褐)しまりやや有、粘性少し有、災少量
26 25Y7/4(浅黄)しまりやや有、粘性無
27.10YR5/8(黄褐)しまりやや有、粘性少し有、浅黄色土含
28 10YR5/6(黄 褐)しまり有、粘性少し有、明黄褐色土混入、炭含
29,10YR7/6(明 黄褐)し まり有、粘性無、マサ土を混入
311.10YR6/6(明 責褐)し まりやや有、粘性無、炭含
31.10YR7/6(明 黄褐)し まりやや有、粘性無、暗褐色土混入、炭含

SX173A
32.10YR2/3(黒 褐)しまり有、粘性少し有、黄褐色上・炭混入

SX173B
33.10YR2/3(黒 褐)しまり有、粘性少し有、黄褐色土・炭混入

34.10YR3/4(暗 褐)しまり有、粘性少し有、黄褐色プロック混入、

黒掲色土含
35.10YR3/3(暗褐)しまり有、粘性やや有、黄褐色土混入、炭含

SX173A ttA            sx173A ttB

C H‐
59ねm 止

す
1

0             50cm

SK136
1.10YR2/3(黒 褐)し まりやや有、粘性無、黄褐色土混入、炭含
2.10YR5/4(に ぶい責褐)しまり極有、粘性無、

浅黄色プロック混入、炭を含む
3.10YR3/3(暗 掲)し まりやや有、粘性無、明黄褐色土・災含
4.10Y酌れ (にぶい黄褐)し まり有、粘性無、

浅黄色プロック混入 。炭含む
5,10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、

浅黄色ブロック混入・炭含む
6.10YR4/3(に ぶい黄褐)しまりやや有、粘性無、

明黄褐色 浅黄色プロック混入
7.10YR2/1(黒 )し まり 粘性少し有
8 10YR5/3(に ぶい黄掲)し まりやや有、粘性無、浅黄色土含
9,10YR4/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、

浅黄色土・にぶい責褐色土含も、炭少量
10.10YR4/6(褐 )し まりやや有、粘性少し有、

黄褐色ブロック混入、炭含む
11.10YR7/6(明 黄褐)し まり極有、粘性少し有、

褐色ブロック含む、炭少量
12.10YR4/6(褐 )し まり有、粘性やや有、

黄褐色・にぶい黄褐色土含む
13 10YR5/6(責 褐)し まり有、粘性やや有、炭含む

14.10YR3/4(暗 褐)し まりやや有、粘性少し有、褐色土・災混入

15.10YR4/6(褐 )し まり有、粘性少し有、炭少量
16 10YR3/3(暗 褐)し まりやや有、粘性少し有、褐色土 ,炭含
17.10YR3/4(暗 褐)し まり少 し有、粘性無
13.10YR2/3(黒 褐)し まり少し有、粘性少し有、

禍色プロック含む、炭少量
19.10YR2/1(黒 )し まりやや有、粘性無、掲色土・炭含む

20,10YR2/3(黒 褐)し まりやや有、粘性少 し有、

褐色土プロック混入・炭含む
21 10YR2/2(黒褐)し まりやや有、粘性少し有、

褐色プロック・炭を含む

，
一

a             b
一― H=594m    ―一

SX173A ttA・B
l.5YR4/8(明 赤褐)焼土

弔118図  S193B竪穴(主居跡・SX130。 71 73A・ B工房跡 。SK136竪穴状遺構 (2)
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SXHll
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0                       2m
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第119図  Sx173A工房跡 。SK136竪穴状遺構 (3)。 SXHll排土場
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はなくカマ ドの造 り替えと思われ、燃焼部の残存状況からみてカマ ドAがカマ ドBよ り新しいものと思われ

る。カマ ドAの本体部の残存状況は不良である。燃焼部は径70× 61cmの楕円形を呈する深さ5cmの掘 り込

みの底部を中心に、径50cm、 厚さ8cmの焼土が形成されている。また掘 り込みの両脇には袖の芯材の貫き

取 り穴になる可能性のあるピットが各1基検出されている。煙道部は長さ137cm、 幅30cmの判 り抜き式の煙

道で下 り勾配で煙出し部へ続いている。煙出し都は37× 35cmの楕円形を呈し、深さ168cmを 測る。カマ ド

Bの本体部の残存状況は不良である。燃焼部には径40× 35cm、 厚さ7cmの焼土が残るのみである。煙道部

は長さ140cm、 幅31cmの判 り貫き式の煙道で下 り勾配で煙出し部へ続いている。煙出し部は25× 24cmの楕

円形を呈し、深さ94cmを 測る。

遺物は土師器片が小袋 1袋分、須恵器片が25点、敲石が 1点、鉄製品が 3点 (紡錘車・鍔・棒状各 1点 )

と鉄淳が出土している。このうち掲載した遺物はカマ ドより出土した土師器必 (240)、 床面より出土した土

師器奏 (238'239)と 須恵器 (241～ 245)、 貼床中より出土した鍔 (69)、 埋土中より出土した棒状鉄製品 (68)

と鉄製紡錘車 (70)である。

S X 173Bの 平面形 。規模は大半が S193Bに 切 られているためはっきりしないが、北西壁が0.5m、 南

東壁が07m残存 し、北西壁が2,7m遺存 していることから、少なくとも一辺2,7m前 後ある隅丸長方形乃至方

形であったと思われる。床面積は残存部分で13だ を測る。壁は,ヒ西・北東壁は外傾 して、南東壁は鋭角に立

ち上がる。壁高は北西壁で1lcm、 南東壁で37cmを 測 り、北東壁は西に向かうにつれて低 くなっていく。埋

土は上位は黒褐色系、下位は褐色系の土を主体とした人為堆積を呈す。床面はほぼ平坦で締まり、中央から

南の部分には貼床が施されている。床面施設として中央付近から土坑が1基 (Kl)、 その周辺からピットが

4基 (Pl～ P4)検出された。土坑はS193Bに切 られているため平面形・規模ははっきりしないが長軸が

61cm残存 し、短軸が53cm遺存することから、楕円ないし隅丸方形状を呈するものと思われ、深さ10cmを

測る。柱穴の中で位置的に主柱穴となりえるのは無いと思われるが、Plか ら多量の鍛造剥片が出上してお

り、本遺構が人為的に埋め戻されていることから、工房跡廃棄時に鍛造剥片をかき集めて埋めたものである

と思われる。

遺物は土師器片が 1点、須恵器片が 2点、羽口片が 1点、鉄製品 (筒状)が 1点、Plよ り鍛造剥片が出

土している。このうち掲載 した遺物は埋土中より出土した筒状鉄製品 (78)と 床面より出土したRPlの 羽

口 (93)で ある。

SX i30は 遺構の大半をS193Bに 切られている為、平面形・規模ははっきりしないが、南東壁が6.2m

残存 していることから長軸 6m前後の隅九方形乃至長方形を呈するものと思われる。床面積は残存部分で

44� を測る。壁は外傾 して立ち上がる。壁高は南東壁で48cmを測る。埋土は上位は黒褐色土、下位は褐色

土を主体とした自然堆積を呈し2層 に細分された。床面はほぼ平坦で締まっている。床面施設として南東壁

中央壁際の床面から地床炉を 1基検出した。炉は径35× 25cm、 深さ 3cmの掘 り込みの底部に26× 22cmの

楕円形状を呈し、厚さ lcmの焼土が形成されている。遺物は土師器片が 6点 と鉄津が出土した。

S X H10の平面形。規模は6.2× 63mの 方形状を呈し、最大厚約30cmを測る。埋土は上位に褐色土、中位

に黒褐色土、下位ににぶい黄褐色土の人為堆積である。遺物は出土しなかった。

S X Hllの平面形・規模は7.6× 8.Omの楕円形状を呈 し、最大厚70cmを測る。埋土は上位に褐色土、中位

に黒色土、下位に暗褐色上の人為堆積である。

遺物は土師器片が 8点、羽口片 。刀子・砥石・要石が各 1点 と鉄津が出土した。このうち掲載した遺物は

検出面より出土した刀子 (79)と 埋土中より出土した土師器甕 (269)と 砥石 (104)と 要石 (105)で ある。
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S X 173A工 房跡、 S K 136竪穴状遺構 (第 117～ 119図、写真図版88)

赤24A区南半部、ⅧC-3i・ 4iグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。検出当初は単独の竪穴住居

跡であると考え精査を開始したが、 S K 136の南西壁で S X 173等 を切っている状況を確認した。 S K 136

はカマ ドや地床炉等が検出されなかったことから竪穴住居跡ではなく竪穴状遺構 と判断した。 S X 173Aは

前述の通 り床面から地床炉が検出されたことから工房跡と判断した。 S K 136北 コーナー付近の肩部がSI
94Aに切 られており、これらの遺構の新旧関係は (新)S194A→ S193B・ S K 136→ S X 173A→ (旧 )

S X 173Bであると思われる。

SK:36の 平面形は隅丸長方形状を呈 し、規模は北西壁長3.9m、 北東壁長3.3m、 南東壁長3.8m、 南西壁

長3.5mを 測る。床面積は9。4だ を測る。壁はやや外傾 して立ち上がる。壁高は南東壁で106cm、 北西壁で

28cmを 測 り、北東。南西壁は西側に向かうにつれて低 くなっていく。埋土は上位はにぶい黄褐色土系、中位

は暗褐色土系、下位は褐色土系の上が堆積する人為堆積を呈し、31層 に細分された。床面は平坦で締まって

おり、中央部分から北西壁際にかけて貼床が施されている。床面施設は住居中央やや南西よりに柱穴 4基が

検出されている。遺物は土師器片が 9点、羽口片が 1点出土している。

S X 173Aの 平面形・規模は S K 136・ S193Bに 切られている上に北西側斜面の崩落で判然としないが、

北西―南東方向で約 3m残存 していることから、一辺 3m前後あったものと思われる。床面積は残存部分で

3.5� を測る。壁は外傾 して立ち上がる。壁高は南東壁でlocmを 測る。埋土は黒褐色土系を主体 とした人為

堆積を呈す。床面はほぼ平坦で締まっている。床面施設として中央から東コーナーよりの床面から地床炉が

2基 (炉 A・ B)検出された。炉Aは 32× 22cmの楕円形を呈し、厚さ3cmの焼土が形成されている。炉B
は12× 10cmの楕円形を呈し、厚さ4cmの焼土が形成されている。遺物は出土 しなかった。

S194A竪穴住居跡 (第 120,121図、遺物図版22・ 68'91'121、 写真図版89。 224・ 254・ 279。 302'303・ 316)

赤24A区南半部、ⅧC-4hグ リッドに位置 し、Ⅵ層上面で検出された。本遺構は新旧 2棟の竪穴住居跡

が重複していることが検出段階で判明していたので、新しい住居をA、 古い住居をBと し、共通のベル トを

設定して精査を開始した。また、本遺構南壁を精査中に、 S K 136の北コーナーの肩部を切っているのを確

認しているので同遺構よりは新 しい。よって新旧関係は (新)S194A→ (旧)S194B・ S K 136で あるが、

S194Bと S K 136と の新旧関係は不明である。

平面形は隅丸方形状を呈 し、規模は西壁長4m、 北壁長3.7m、 東壁長4.lm、 南壁長3.5mを測る。主軸方位

はE-21° 一S、 床面積は10.1だ を測る。壁は外傾 して立ち上がる。壁高は西壁で7cm、 東壁で50cmを 測 り、

南・北壁は西壁に向かうにつれて低 くなる。坦土は上位は暗褐色土、中位はにぶい褐色土、下位は黒色土を

主体とした自然堆積を呈し、5層 に細分された。床面は平坦で締まリカマ ド付近以外に貼床が施されている。

床面施設として、西壁際より土坑 (Kl)と 住居西側に柱穴が4基 (Pl～ P4)検 出されている。土坑は

69× 57cmの精円形状を呈し、深さ37cmを測る。柱穴は位置的に主柱穴とはなりえないと思われる。

カマ ドは東壁中央に位置する。本体部の残存状況は不良で、わずかに燃焼部焼土と煙道が残存 しているの

みである。両袖は残存していないため詳細は不明である。燃焼部は87× 81cm、 深さ6cmの掘 り込みの底部

中央付近に径38cm、 厚さ8cmの焼土が形成されている。煙道部は長さ98cm、 幅33cmの割 り貫き式の煙道

で下 り勾配で煙出し部へ続いている。煙出し部は径約33cmの 円形を呈 し、深さ75cmを測る。

遺物は土師器片が 9号袋 1/2袋分、須恵器片 1点、羽口片が 4点、石製品が 2点 (砥石・磨石)、 鉄製品が

4点 (錫杖状・板状・釣針・棒状)と 鉄滓が出土している。掲載した遺物は埋土中より出土した羽口 (磁)・ 釣針

(71)。 棒状鉄製品(72)。 板状鉄製品 (73)、 検出面より出土した土師器奏 (246)。 磨石 (99)・ 砥石 (100)である。
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S194A

型生_H=FD9 4m

S194B

S194A
l 10YR2/2(暗 褐)しまり有、粘性少し有、

にぶい黄褐色土・炭含む
2.10YR4/3(にぶい黄褐)し まり有、粘性無、

灰黄褐色土含む
3.10YR2/1(黒 )し まり有、粘性少し有
4.10YR4/4(褐 )しまり有、粘性少し有、

炭含む
5 10YR3れ (暗褐)しまり有、粘性少し有、

浅黄色土混入、大・焼土ブロック含む

S194 Kl
6 10YR3/3(暗 褐)しまりやや有、

粘性少し有、褐色プロック・炭含む

S194B
7.10YR5/3(に ぶい黄褐)し まり有、

粘性無、黄橙色土含む、炭少量、焼土微量
8.10YR3泡 (黒褐)し まり有、粘性無、

責橙色プロック、炭を少量
9 10YR5/4(にぶい黄褐)し まり有、粘性無、

炭含む
10 25Y7/4(淡黄)し まり有、粘性無、

黄橙色プロック少量、炭 マサ土含む

H 10YR5/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、

黄橙色プロック少量、炭含む、射床
12.10YR4/3(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無、

貼床
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S i94B竪穴住居跡 (第 120。 121図、遺物図版22・ 23・ 121、 写真図版90。 224・ 303)

赤24A区南半部、ⅧC-4g。 4hグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。本遺構はS194Aと S D22

に切 られていることから、新旧関係は (新)S D22・ S194A→ (旧)S194Bで ある。

平面形・規模は住居北半分をS D22に切 られているため、北西コーナー付近を消失 しているが、西壁は

3.3m、 北壁は2.4m残存 し、東壁は4.5m、 南壁は4.2m遺存することから、4.5× 4m前後の隅丸長方形状を呈す

るものと思われる。主軸方位はN-14° ―E、 床面積は推定で15。1∬ を測る。壁は外傾して立ち上がる。壁

高は西壁で 3cm、 東壁で10cmを 測 り、北壁は西壁に向かうにつれて低 くなるが、南壁はS194Aに 切られ

ているため僅かに壁の立ち上が りが残るのみである。埋土はにぶい褐色系の土を主体 とした人為堆積を呈し、

4層に細分された。床面は平坦で堅く締まり中央から西側部分に貼床が施されている。床面施設として、西

壁際より上坑 (Kl)と各コーナーから住居中央に少 しよったところを中心に柱穴が 5基 (Pl～ P5)検
出されている。土坑は79× 57cmの楕円形状を呈 し、深さ25cmを 測る。位置的に主柱穴となる柱穴はPl～

P4の 4基であると思われる。

カマ ドは北壁中央に位置する。本体部はS D22と 攪乱により消失しており残存状態は不良で、僅かに芯材

の抜 き取 り穴と思われるピットが 4基 と径16× 5cm、 厚さ2cmの燃焼部焼土が残存するのみである。燃焼

部焼土のすぐ奥には支脚の抜き取 り穴と思われる径20× 18cm、 深さ7cmの ピットが検出されている。煙道

部は長さ約1.22m、 幅約53cmの 煙道で下 り勾配で煙出し部へ続いているが、攪乱により判 り貫き式か掘 り

込み式かは不明である。煙出し部の深さは63cmを 測る。

S194B Kl
坐 H‐587m

S194Bカ マ ド

C H=5&9m

0           1m

S194A カマ ド
1.10YR5/3(にぶい黄褐)しまりやや有、粘性少し有、にぶい黄褐色土 炭含む
2 10YR3/1(黒褐)し まり有、粘性少し有、炭・焼上粒含む
3 ,5YR4/4(褐 )し まり極有、粘性少し有、炭少量
4 5YR″3(にぶい橙)焼土

e H=「
●39m

S194B カマ ド
1 25Y8/3(淡 黄)し まり無、粘性無、にぶい責橙色土含む、炭を少量
2.10YR3潟 (暗褐)しまりやや有、粘性無、淡黄色土・炭含む
3 25Y8/3(淡 黄)しまり少し有、粘性無
4 10YR3/4(暗 褐)しまり有、粘性無、にぶい黄褐土混入、炭少量
5.宏イ8海 (淡黄)しまり有、粘性無
6.10YRν 4(1と ぶい黄橙)しまりやや有、粘性無、炭微量
7.10YR5/6(黄褐)しまり有、粘性無、炭少量
8.5YR7/3(に ぶい橙)焼土

第12刊 図 S194A・ B竪穴住居跡 (2)
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遺物は土師器片が19点、須恵器片が 3点、羽口片が 1点、磨石が 1点、鉄製品が 4点 (鋤先・鉄鏃・楔

様 ?・ 釣針各 1点 )と 鉄津が出土している。このうち掲載した遺物は床面より出土した土師器奏 (247・ 248)

とRMlの鋤先 (74X RM 2の 鉄鏃 (75)と埋土中より出土した土師器郭 (249)と 楔様 ?(76)である。

S195竪穴住居跡 (第 122図、遺物図版68。 92、 写真図版91・ 254・ 280)

赤24B区北半部、ⅧB-2r・ 2sグ リッドに位置するが、前述の通 り削平・整地によって遺構の残存状況は

極めて悪 く、僅かに残っていたカマ ド構築粘土と考えられる褐色系粘土と周溝跡をⅥ層中で検出した。

平面形・規模は壁面と埋土はほとんど残存 していないが、北西 。南西コーナーで周溝を確認し、床面上坑

と同一面にある炉の位置と床面のレベルから見て、長軸7.7m、 短軸4.5m弱の隅丸長方形状を呈していたも

のと推測される。主軸方位はN-79° 一E、 床面積は推定で約31.7どを測る。壁はやや外傾して立ち上がる。

壁高は西壁で17cmを 測る。埋土は竪穴本体は黒色、周溝はにぶい黄褐色の上を主体 としている。床面は平

坦で堅く締まる。床面施設として西壁際付近より土坑1基 (Kl)と 柱穴5基 (Pl～ P5)と 住居中央付近

より地床炉を 1基 と、カマ ド以外の西壁際と北西コーナー付近から周溝を検出した。Klは 93× 71cmの楕

円形状を呈し、深さ66cmを 測る。柱穴の中で位置的に主柱穴となるものはP4・ 5の 2基であると思われる。

炉は45× 23cmの楕円形を呈し、厚さ4cmの焼土が形成されている。

カマ ドは西壁中央に位置する。本体部の残存状況は不良である。両袖は芯材の抜き取 り穴と考えられるピ

ット各 2個以外は確認されなかった。燃焼部は径62× 43cm、 厚さ8cmの焼土が形成されている。煙道部は

状況から見て掘 り込み式と思われ、長さ1.33m、 幅41cmで煙出し部へ続いているが境が明瞭でない。

遺物は土師器片が小袋 1/2袋分と羽口 2点で、掲載した遺物はカマ ドより出土した羽日 (94)である。

S H00竪穴住居跡 (第 123図、遺物図版23、 写真図版91・ 92・ 225)

赤24A区西斜面、ⅧC-2fグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。検出当初からS K 143と 重複関

係にあることは確認していたが新旧関係が判然としなかったため、共通のベル トを設定して精査を開始した。

断面観察の結果 S K 143に切られている事を確認したので、新旧関係は(新)S K 143→ (旧 )S1100で ある。

西側斜面が消失しているため平面形・規模は不明だが、北壁で約 lm、 南壁で2.2m残存 し、東壁で2.5m遺存

していることから一辺が約 3m弱の隅丸方形状を呈するものと思われる。主軸方位はE-40° 一S、 床面積

は残存部分で5.4∬ を測る。壁はやや外傾 して立ち上がる。壁高は東壁で91cmを測 り、北壁・南壁は西側に

向かうにつれて低 くなっていく。埋土はにぶい黄褐色系の土を主体として 8層 に細分され、床面は平坦で堅

く締まり中央から西側に貼床が施されている。

カマ ドは南東コーナーに位置する。本体部の残存状況は良好である。両袖は自然石を各3個づつ芯材に用

いて、にぶい責褐色土粘土で構築されている。天丼石は亜角礫が1個煙道部入 り日付近に残存 し、カマ ド燃

焼部北側に 1個崩落土に流されて現位置を保っていない天丼石になる可能性のある自然石が出土している。

燃焼部は径31× 30cm、 厚さ5cmの焼土が形成されている。煙道部は長さ1.22m、 幅38cmの制 り貫き式の煙

道で下 り勾配で煙出し部へ続いている。煙出し部は径38× 30cmの精円形を呈し、深さ86cmを 測る。

遺物は土師器片が 9号袋 1袋分、磨石が 1点 と鉄滓が出土している。掲載した遺物は土師器奏 8点で、

(250)・ R P3(256J o R Pl(257)は床面から、(251・ 252・ 254)はカマ ドから、(253。 255)は埋土出土である。

SI呵 01竪穴住居跡 (第 124図、遺物図版24、 写真図版92。 225。 226)

赤24A区西斜面、ⅧC-ld。 2dグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。西側斜面が消失しているた

め平面形・規模は不明だが、北壁で約1.5m残存し、東壁で 3m遺存し、南壁で約2m残存していることから一

辺が約 3m弱の隅丸方形状を呈するものと思われる。主軸方位はN-15° 一W、 床面積は残存部分で5.3∬
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∞
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⑩
鋤

―▲― H‐554m

_O_H=髄烙m

S195炉A

a H=553m     上

S195カマ ド
C H=556m

S195 Kl
l.10YR2/2(黒褐)しまり有、粘性無
2 10YR6/4(1こぶい責橙)し まり有、粘性無
3.10YR2/1(黒 )しまりやや有、粘性無、炭含む
4 10YR4/3(1こぶい責福)し まりやや有、粘性無
5 10YR4/3(にぶい黄掲)しまりやや有、粘性無、

にぶい黄褐色土 黄褐色プロック含む
6 10YR6/3(に ぶい責橙)しまり少し有、粘性無
7.lllYR3/3(暗褐)し まりやや有、粘性無、炭を含む

S195 炉 A
l.5YR7/3(に ぶい橙)焼土

D        s195

0             50cm

―

第122図 S195竪穴住居跡

1 10YR2/2(黒褐)しまり有、粘性無、炭を含む
2.10YR5/3(に ぶい責褐)し まりやや有、粘性無
3.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、炭含む
4.10YR5/3(に ぶい責褐)し まりやや有、粘性無、炭少量
5,10YR6/3(に ぶい責橙)し まりやや有、粘性無、炭少量

0                2m

S195 Kl

壁H‐転3m           上

0            1m

S195 カマ ド
1.10YR2/2(黒褐)し まり有、粘性無、皮含む
2.10YR4/3(に ぶい黄褐)しまりやや有、粘性無、

炭・焼土粒含む
3.10YR5/3(1こぶい責褐)し まりやや有、粘性無
4.10YR5/3(に ぶい黄褐)しまりやや有、粘性無、

焼土プロック 炭含む
5。 10YR4/6(褐 )しまり有、粘性少し有
6.10YR3/3(暗褐)しまり有、粘性無、

黄褐色プロック・炭含む
7.10YR4/4(褐 )しまりやや有、粘性無
8 10YR5/3(とこぶい黄褐)しまりやや有、粘性無
9.5YR7/4(に ぶい橙)焼上

≦とH‐553m
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S1100

C Hヨ540m
D

第123図 S1100竪 穴住居跡

S1100
1.10YR4/4(褐 )し まり有、粘性無、

にぶい黄橙色含む、炭少量
2.10YR8/3(浅 黄橙)しまりやや有、粘性無
3.10YR4/3(1こ ぶい黄褐)し まり有、粘性無、

生 識 尤箔 をま倖着儡 無、褐色土含よ 炭微量

5.10YR3/4(暗 褐)しまり有、粘性無、褐色土・炭含む

6.10YR8/3(浅 責橙)し まり有、粘性無、マサ土含む

7.10YR5/3(に ぶい責褐)し まり有、粘桂無、貼床
8.25Y7/4(浅黄)しまりやや有、粘性無、

にぶい責褐色土含む、炭少量、貼床

o                  2m

S1100 カマ ド
1.25Y8/3(淡 責)し まりやや有、粘性無
2.10Yお/3(にぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、

3.10YR4/3(に ぶい責褐)しまり有、粘性無、

黒褐色土含む
4 10YR4/4(褐 )し まり有、粘性無、炭 焼土少量

5.5YR7/3(に ぶい橙)焼土
6.10YR7/3(に ぶい黄橙)しまりやや有、粘性無

日
ｏ鸞い＝Ｈ
引
釧
―

A H=551m

Si100カ マ ド

咀
|

今（／‐‐ｔヽヽ

ｇ
毬
出
詞
「

Ш
I

生 H=蜘m     二
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S1101
1 10YR6/3(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無、

炭含む
2 10YR5/3(1こ ぶい黄褐)し まり有、粘性無、

にぶい責橙色土含む、炭少量
3.10YR5/4(1こ ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、

にぶい黄橙色土・炭含む
4.10YR4/3(に ぶい責褐)し まり有、粘性無、

にぶい黄褐色土・炭含む
5 25Yy3(淡黄)し まり有、粘性無、貼床

日
０いいＩ爾
ｌ
ｄ
「

A H=弦2m

E H_540m

S1101カ マ ド

Ell

S1101 カマ ド
1.10YR5/6(黄 褐)しまりやや有、粘性無、炭少量
2 10YR4/8(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、炭・焼土プロック
3.10Y騒/S(にぶい黄褐)し まり有、粘性無、マサ土混入
4 10YR5/2(灰 責褐)しまりやや有、粘性無、炭少量
5.5YR7/3(に ぶい橙)焼土

含 む

A H=524m

第124図  S1101竪穴住居跡
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を測る。壁はやや鋭角的に立ち上がる。壁高は東壁で96cmを 測 り、北壁。南壁は西側に向かうにつれて低 く

なっていく。埋土はにぶい黄褐色系の土を主体として 5層 に細分された。床面は平坦で堅く締まり南西部分

の一部に貼床が施されている。

カマ ドは北壁斜面際に位置する。本体部の残存状況は不良である。袖は右袖に芯材になると思われる亜角

礫が 1個あるのみで、袖土は確認されなかった。燃焼部は径38× 37cm、 厚さ5cmの焼土が形成されている。

煙道部は長さ1.45m、 幅28cmで下 り勾配で煙出_し 部へ続いているが、斜面の崩落が激しく到 り貫き式か掘

り込み式なのかは不明で、煙出し部との境が明瞭でない。

遺物は土師器片が 9号袋 1袋分、須恵器片が 1点出土している。このうち掲載した遺物は土師器奏 2点で、

R Pl(258)は 床面から、(259)は カマ ドから出土している。

S1106竪穴住居跡、S X i34工 房跡 (第 125図、遺物図版25・ 121、 写真図版93・ 226。 303・ 316)

赤24B区北半部、ⅧC-3cグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。各遺構とも前述の通 り、削平整

地の影響で埋土は非常に薄く残存状況は良くない。検出当初は単独の工房跡 (S X 134)と 考え精査を開始

したが、 S X 134南壁付近の埋土中から土坑4基 を検出した。これらの土坑はS X 134の壁面より外側まで

張 り出していることから、S X 134と は別時期の遺構であると考えられ、精査の結果、土坑ではなく炭を混

入した層を確認し炭窯と判断した 2基 (S W105。 106)と 底面付近から現地性の焼上を検出し掘 り込みのあ

る炉跡と判断した 2基 (S N56・ 57)に 変更した。これらの遺構 とS X 134と の新旧関係だが S W105。 106

とS N56は新 しく、 S N57は 古い。 S X 134よ り新しいとした遺構間の新旧関係はS N56は S W106よ り新

しい事は確認したが、 S W105と の新旧関係は不明である。また、 S W106精査時に同遺構に切られているカ

マ ド煙道のプランを検出した。検出した壁面の軸線が S X 134と 若干異なることから、この煙道部はSXI

34と は別時期のカマ ドで、住居本体部分はS X 134・ S W106等 に切 られている竪穴住居跡 (S1106)で あ

ると判断した。これらの遺構の新旧関係は (新)S W105'106・ S N56→ S X 134→ (1日)S1106。 S N57

である。また、 S1106と S N57と の新旧関係は不明である。

S X i34は 北東側を削平整地の影響で消失しているために平面形・規模ははっきりしないが、西壁は4.4m、

南壁が3.7m残存 していることから、長軸 5m前後、短軸 4m前後の隅丸長方形状を呈していたものと思わ

れる。床面積は残存部分で17.6∬ を測る。壁はやや外傾 して立ち上がる。壁高は西壁で24cm、 南壁で19cm

を測 り、西壁は北へ、南壁は東に向かうにつれて低 くなる。埋土は浅黄色土系を主体とした自然堆積を呈し

8層に細分された。床面はほぼ平坦で締まり、西壁際に幅16～21cm、 深さ8cmの周溝が検出された。床面

施設として中央から西よりと東よりの床面から炉が 2基、柱穴が 3基 (Pl～ P3)検出された。このほか

に柱穴が 7基 (P96～ P102)検 出されているが、状況から見て柱穴群に関連するものと考えられる。炉A

は開口部径111× 75cm、 深さ9cmの掘 り込みの底部中央に55× 49cmの楕円形状を呈する、厚さ3cmの焼土

が形成されている。炉Bは27× 24cmの 楕円形状を呈し、厚さ7cmの焼土が形成されている。

遺物は鉄製品が 3点 (鉄鏃・板状鉄製品 。刀子)、 石製品が 2点 (砥石・磨石)が出土した。このうち掲載

した遺物は検出面から出土した鉄鏃 (83)、 床面より出土した板状鉄製品 (84)。 R Mlの 刀子 (85)である。

S,106は大半が S W106・ S X 134に切 られているため、僅かにカマ ドとカマ ド付近の壁面が残存する

のみなので、平面形・規模は不明である。主軸方位はN-16° 一W、 床面積は不明である。壁はやや外傾し

て立ち上が り、南壁で19cmを測る。

カマ ドは南壁に位置する。本体部の残存状況は不良で、燃焼部焼土が残存 しているのみである。燃焼部は

径49× 43cm、 厚さ5cmの 焼土が形成されている。煙道部は長さ1,28m、 幅26cmの割 り貫き式の煙道で下り
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Sl1 06・ SX134

A H=561m

SX134炉A

a H‐
558m

S,106カマ ド

e■‐563m

SX134 炉A
l.5YR7/4(に ぶい橙)焼土

SXB4 炉B
l.5YR7/4(に ぶい橙)焼土

Ell

ξ
ｏｎ出

′ヽ
―
判

B

ｂ
一

0              2m

Sメ]34
1 25Y7/4(浅 黄)し まりやや有、粘性無、炭微量
2 10YR2/3(黒 褐)しまりやや有、粘性無、炭・焼土粒含む
3.25Y6/4(に ぶい黄)し まりやや有、粘性無
4.10YR3/2(暗 褐)しまりやや有、粘性無、炭少量
5。 10YR4/2(灰黄掲)し まりやや有、粘性無
6 25Y5/2(暗 灰責)し まりやや有、粘性無、炭多 く含む
7 25Y7/3(浅 黄)しまり有、粘性無、にぶい黄褐色土混入
8.25Y7/4(浅 責)しまりやや有、粘性無

S1106 カマ ド
1.25Y7/3(浅 黄)しまりやや有、粘性無
2.10YR3/2(黒 褐)しまり・粘性無、炭含む
3 10YR5/6(黄褐)し まり極有、粘性無
4 5YR7/4(に ぶい橙)焼土

ｆ
一

0      50cln

第125図  SI刊 06竪穴住居跡・S�34工房跡

ＲＭ．ＣＰ３く．２３。＞◎
『
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勾配で煙出し部へ続 く。煙出し部は径28× 25cmの 円形で、深さ37cmを 測る。遺物は出土しなかった。

S1115竪穴住居跡 (第 126図、遺物図版120、 写真図版94・ 95・ 302)

赤24A区北半部、ⅧC-4d。 4eグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。本遺構は埋土上にS N45が

構築されていることから新旧関係は (新)S N45→ (旧 )S1115である。西側斜面が消失しているため平

面形・規模は不明だが、東壁で3.lm遺存 し、南壁で1.9m、 北壁で1.2m残存 していることから一辺が約3m弱

の隅丸方形状を呈するものと思われる。主軸方位はN-20° 一W、 床面積は残存部分で5.7� を測る。壁は

やや外傾 して立ち上がる。壁高は東壁で43cmを浪1り 、北壁・南壁は西側に向かうにつれて低 くなっていく。

埋土はにぶい黄褐色系の上を主体として 9層 に細分された。床面は平坦で堅く締まり中央から西側部分に貼

床が施されている。床面施設として東壁際より地床炉が検出された。径42× 24cmの /rN円 形状を呈し、厚さ

生mの にぶい橙色の焼土が形成されている。

カマ ドは北壁中央西よりに位置する。本体部の残存状況は不良である。両袖は左袖に 1個、右袖に 2個の

芯材の抜き取 り痕と思われるピットが検出されている。燃焼部は径26× 15cm、 厚さ貫 3cmの焼土が形成さ

れている。燃焼部の奥から径23× 16cm、 深さ4cmの掘 り込みがあり、支脚の抜き取 り痕と思われる。煙道

部は長さ約1.3m、 幅約26cmの制 り貫き式の煙道で下 り勾配で煙出し部へ続いている。煙出し部は36× 30cm

の楕円形を呈し、深さ47cmを 測る。

遺物は土師器片15点、須恵器片 1点、羽口片 3点、鉄鏃 1点 と鉄津が出土し、炉付近のサンプル土から、

わずかに鍛造剥片が出土したことから鍛練鍛冶を行っていたと思われる。

Cll

S1115
1 10YR4/3(にぶい黄褐)しまりやや有、粘性無、浅黄色土・炭含む
2 10YR6/3(に ぶい黄橙)しまりやや有、粘性無、浅黄色土・炭含む
3 26Y7/4(浅 黄)し まり有、粘性無、にぶい黄褐色土 炭含む
4 10YR4/2(灰 黄褐)し まり有、粘性無、浅黄色土 炭含む
5,10YR2/2(黒褐)し まりやや有、粘性やや有、濃 焼土粒含む
6 25Y5/3(黄 褐)し まりやや有、粘性無
7 10YR6/3(に ぶい黄橙)しまりやや有、粘性無、浅黄色土 炭含む
8 Z5YR5お (明褐)し まり有、粘性少し有、焼土 炭含む
9 25Y7/4(浅 黄)しまり少し有、粘性無 (貼床)

S1115カ マ ド

a H‐
578m

b

日
ｏ
饂

＝
Ｈ

Ｉ
Ｉ
Ｉ

Ｏ

S1115 カマ ド
1 25Y73(に ぶい責 )

しまりやや有、粘性少 し有
2 25Yν4(に ぶい黄 )

しまりやや有、粘性無
3 10YRν 4(に ぶい黄橙 )

しまりやや有、粘性無
4 ЮYRν4(に ぶい黄橙 )

しまりやや有、粘性無、炭少量
5 10YRγ 8(明黄褐)しまり有、

粘性少 し有、淡黄色ブロック混入
6 10YRν 4(に ぶい黄橙 )

しまりやや有、粘性少 し有、

淡黄色プロック含む
7 10YR4/3(に ぶい黄褐 )

しまりやや有、粘性無、

炭・焼土粒含む

8 5YR7/3(に ぶい橙)焼土

A H=582m

S1115地床炉
C H‐577m      ≦上

S1115 地床炉
1 5YR74(に ぶい橙)焼土

)                2m 0         50cm

第126図  S1115竪 穴住居跡
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S1130竪穴住居跡 (第127図、写真図版94・ 95'316)

赤23区北半部、ⅧC-5p・ 6pグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。本遺構はS173・ S K277・

278を 切っており、これらの遺構が人為堆積を呈することから、本遺構構築時にこれらの遺構を埋め立てて

構築したのではないかと推測される。新旧関係は (新)S1130→ (十日)S173'S K277・ 278で ある。ただし、

重複関係からS K278は S173よ り新しいが、 S173と S K277は直接的な切 り合い関係がないので不明であ

る。検出当初から西側斜面が崩落しているため平面形・規模ははっきりしないが、北東壁は5,5m遺存 し、

南東壁は2.lm残存 していることと、貼床の検出状況から長軸5.5m前後、短軸4m前後の隅九長方形状を呈す

るものと思われる。主軸方位はN-35° 一E、 床面積は残存部分で18.4∬ を測る。壁はやや外傾して立ち上

が り、壁高は北東壁で34cmを 測 り、北西。南東壁は西に向かうにつれて低 くなっていく。埋土は上位は暗褐

色上、下位はにぶい黄褐色土を主体とした自然堆積を呈し、 8層に細分された。床面は平坦で堅く締まり、

幅22cm、 深さ13cmの 周溝がカマ ド以外の壁際から検出されている。また、住居中央から北西にかけて貼床

が施されている。床面施設として中央付近より炉 2基 (炉 A・ B)が、北西付近より上坑 1基 (Kl)が、中

央付近で6基柱穴が検出され、北東壁と平行 して柱穴が 5基検出され、状況から本遺構に伴うものと判断し

た。Klの平面形は隅九方形状を呈し、一辺約73cm、 断面形は皿状を呈し、深さ13cmを測る。炉Aは長軸

35cm、 短軸28cmの 不整形を呈 し、厚さ 5cmの焼土が形成されている。tt Bは P8に切 られているため、

全容は不明だが長軸33cm、 短軸17cmの楕円形状を呈するものと思われ、厚さ7cmの焼土が形成されており、

その範囲は床面のみならずKlの壁面まで広がっている。また、Klの埋土中からは現位置を保っていないも

のの、亜角礫や羽口片が出土している。このことから見て、Klは少なくとも炉A使用時に工房的な作業場

として使用されたものと推測され、Kl付近の上をサンプリングしたが鍛造剥片は出土しなかった。

カマ ドは北東壁中央南よりに位置する。本体部の残存状況は良好である。両袖は 3乃至 4個の自然石を芯

材に用いてにぶい黄褐色質粘土で構築されている。天丼石は亜角礫が1個煙道部入 り日付近に残存し、カマ

ド燃焼部西側に 1個崩落土に流されて現位置を保っていない天丼石になる可能性のある自然石が出土してい

る。燃焼部は径33× 31cm、 厚さ4cmの焼土が形成されている。煙道はゆるやかな下 り勾配で掘 りこまれ、

長さ31cm、 幅22cm、 深さ37cmを測 り、埋上の状況と天丼石の状況から住居より外側の部分は煙出しとし

て開口していたものと推測される。

遺物は土師器片が13点、羽口片が14点 と鉄津が出土している。

S l132竪穴住居跡 (第128図、遺物図版25。 92、 写真図版96・ 226・ 280)

赤24B区南半部、ⅧC-2a。 2bグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。北西側斜面が消失している

ため平面形・規模ははっきりしないが、東壁は5.3m遺存し、南壁は2.5m残存 していることから長軸5.3m前後

の隅丸長方形ないし方形状を呈しているものと思われる。主軸方位はN-21° 一E、 床面積は残存部分で

11.0笛 を測る。壁は鋭角的に立ち上がり、壁高は南壁で23cmを 測 り、東壁は北に向かうにつれて低 くなる。

埋土は上位はにぶい黄褐色土、下位は灰黄褐色土を主体とした自然堆積で5層 に細分された。床面は平坦で

堅く締まっている。床面施設として南・北壁際に柱穴が7基 (Pl～ P7)検出されているが、位置的に主柱穴

となりえるのはP2・ P7の 2基であると思われる。

カマ ドは北壁に位置するが斜面の崩落により、本体部の残存状況はあまり良くない。右袖は芯材の抜き取

り穴と考えられるピットが 2個あるのみで袖土は確認されなかった。燃焼部は径27× 21cm、 厚さ4cmの焼

土が形成されている。煙道部は煙出しピット付近が攪乱によって、煙道西側部分が斜面の崩落によって消失

しているため全容は不明だが煙道は長さ41cm、 幅23cm残存 し、下 り勾配で煙出し部へ続いているが割 り貫
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A H=657m

S1130
1 10YR3/3(暗 褐)しまり少 し有、粘性無、にがい黄褐土多、マサ土・炭少量
2 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり少し有、粘性無、にぶい黄褐土多、炭少量
3 10YR3/2(黒 褐)しまり少し有、粘性無、炭少量
4.10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり少し有、粘性無、マサ土 炭含む
5,10YR7/3(に ぶい黄橙)し まり少し有、粘性無、にぶい黄褐土多 く、炭含む
6.10YR5/2(灰 黄褐)しまりやや有、粘性無、にぶい黄褐土多 く、炭含む
7.10YR5/3(に ぶい責褐)し まり少し有、粘性無、浅黄橙土多 く、炭少量
8.10YR7/3(に ぶい黄橙)し まりやや有、粘性無、炭少量 (貼床)

Si1 30)戸 B
OI

A H_650m

第127図  SI刊 30竪穴住居跡

S1130 Kl

皇 H‐657m

0                          2m
i

S1130 Kl
1 75YR6/6(栓 )し まり少し有、粘性少し有、炭含む
2,75YR6/6(橙 )し まりやや有、粘性少し有、暗褐色土・炭含む
3 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性少し有、

暗褐色土・炭 焼土含む
4 10YR4/2(灰 黄褐)し まり有、粘性少し有、炭・焼土プロック多含
5,10YR5/6(責 褐)し まり有、粘性少し有、黒褐色・褐色土少量、炭含
6 19YR7/4(に ぶい黄橙)し まり少し有、粘性少し有、炭少量
7.10YR4/4(褐 )し まり有、粘性少し有、炭 焼土プロック含
8.10YR4/3(に ぶい責褐)し まり有、粘性少 し有、マサ土含
9.10YR4/4(褐 )し まり有、粘性少し有、焼土・炭含
10.10YR5/4(に ぶい責褐)し まり有、粘性無、明黄褐色土・焼土含

S1130 カマ ド
1.10YR5れ (にぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、炭 焼土粒含
2,10YR4/2(灰 黄褐)し まりやや有、粘性無、淡黄色土・炭・焼土粒含む
3.10Y誦ン4(に ぶい黄tPJ)し まり少し有、粘性無、褐色土 炭・焼上粒多 く含む
4.25Y8/3(淡 黄)し まり有、粘性無、灰責褐色土・炭含む
5.25Y8/4(淡 黄)し まりやや有、粘性無、マサ土と炭含む
6.10YR5/3(に ぶい黄褐)し まり少し有、粘性無、炭微量
7.10YR8/4(浅 黄Tak)し まり有、粘性無
8.10YR4/2(灰 黄褐)し まりやや有、粘性無、炭含む
9.10YR7/3(に ぶい責褐)し まりやや有、粘性無
10.10YR6/2(灰 黄褐)し まり有、粘性無、褐灰色土・マサ土混入、袖石の据え方
11 5YR7/4(に ぶい橙)焼土

01

〇
|

SH 30炉A

自
９
お
＝
田

S1130 炉 A・ B
1 25YR5/8(明 赤褐)焼土
2.5Y郎/6(明赤褐)焼土
3 10YR5/3(に ぶい黄褐)

S1130カ マ ド

B
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0                     2m

S11 32カマ ド

H‐552m

0             50m

第128図 S1132竪穴住居跡

き式か掘 り込み式かは不明である。

遺物は土師器片が 9号袋 1袋分、須恵器片が 5点、磨石が 1点 と鉄津が出土 している。このうち掲載した

遺物は埋土中より出土した土師器奏 (270)と 検出面より出上した磨石 (107)で ある。

S H33竪穴住居跡 (第 129図、遺物図版25・ 121、 写真図版96・ 226・ 303)

赤24B区南半部、ⅧB-ls・ ltグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。西側斜面が消失しているた

め平面形・規模は不明だが、東壁は4.8m遺存 し、北壁は2.7m、 南壁は1.9m残存 していることから、一辺約 5

m前後の隅丸長方形ないし方形を呈していたものと思われる。主軸方位はN-60° 一E、 残存する床面積は

10.5� を測る。壁は下半部は鋭角的に、上半部は外傾 して立ち上がる。壁高は東壁で71cmを 測 り、南・北壁

は西壁に向かうにつれて低くなる。埋土は上位はにぶい黄色、中位は黒色上、下位はにぶい黄褐色土を主体

とした自然堆積を呈し、17層に細分された。床面は平坦で締まっている。床面施設として、東壁中央のカマ

ドA付近を除き周溝が検出された。周溝は幅約20cm、 深さ6cmを 測る。

カマドは東壁中央 (カ マドA)と 北壁 (カ マドB)に位置する。カマドBを切るように周溝が巡っている

ことから、カマドBを廃棄した後にカマドAを構築したものと思われる。カマドAは本体部の残存状況は不

良で、わずかに燃焼部焼土と袖の芯材と支脚の抜き取り穴と思われるピットと煙道が残存しているのみであ

る。燃焼部は径25× 22cm、 厚さ5cmの焼上が形成されている。支脚の抜き取 り穴と思われるピットは径

S1132
1 10YR4/3(にぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、炭を少量含む
2.25Y8/3(淡 黄)し まりやや有、粘性無
3 10YR5/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、マサ土を含む
4.10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、炭を少量含む

S1132カ マ ド
1 5Y艇附 (淡橙色)焼土
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S1133

A
H=551m

B

S1133カ マ ドA

a H‐
554m

C H=弘 5m             d

ー

S1133 カマ ドA
1 2X74(浅 黄)し まりやや有、粘性無、濃少量
2.10YR8/3(浅 責橙)し まり有、粘性無
3 10YR6/4(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無
4 10YR4/6(褐 )し まりやや有、粘性少し有、濃・焼土粒少量

5,10YM/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、

にぶい黄褐色土含む
6.5YR7/3(に ぶい橙)焼土

Sl1 33カ マ ドB

e  H‐
546m

b

0            50cm

第呵29図  S1133竪穴住居跡

o                        21n

S1133
1.10YR5/3(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無、炭少量
2,25Y73(浅黄)し まり有、粘性無、にぶい黄褐色土含む

3 10YR3/1(黒 褐)し まりやや有、粘性無、炭少量
4 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、

にぶい責褐色土含む
5.25Y7/4(浅 黄)しまり有、粘性無
6 10YR4/2(灰 褐)しまり極有、粘性無
7.25Y7/3(浅 黄)し まり有、粘性無
8.10YR4/3(に ぶい責褐)し まり有、粘性無、炭含む
9 10YR4/2(灰 黄褐)し まりやや有、粘性無
10.10YR4/3(に ぶい黄褐)しまりやや有、粘性無、

にぶい責褐色土含む
H.10YR2/1(黒 )し まり少し有、粘性無、え含む

12 10YR4/3(に ぶい黄褐)しまりやや有、粘性無、
にぶい黄褐色土含む

13 10YR4/3(に ぶい責褐)しまり有、粘性無
14.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、

にぶい黄褐色土含む
15 25Y7/3(浅 黄)しまり有、粘性無
16.10YR4/3(に ぶい黄褐)しまりやや有、粘性無、

にぶい黄褐色土含む
17.10YR3/1(黒 褐)し まりやや有、粘性無、炭少量
18.10YR4/2(灰 黄褐)し まりやや有、粘性無
19.10YR2/1(黒 )し まりやや有、粘性無、炭含む

20.10YR5た (にぶい黄褐)しまり有、粘性無
21 10YR4/3(1こ ぶい黄褐)しまり有、粘性無、炭少量
22.10YR6/3(1こ ぶい責橙)しまり有、粘性無

ST133 カマ ドB
l,10YR6/6(明黄褐)しまり有、粘性少し有
2.2留8/3(淡黄)しまり少し有、粘性無、焼土粒少量
3 10YR5/6(責 褐)しまりやや有、粘性少し有、炭含む

4.10Y離/6(掲)し まり少 し有、粘性無
5,10YR3/4(暗 褐)し まりやや有、粘性無、炭含む

6.25Y8/4(淡 責)しまりやや有、粘性無
7.10YR4/6(褐 )し まりやや有、粘性無
8 5YR7/4(1こ ぶい黄橙)焼上

〇
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14cm、 深さ4cmを 測る。煙道部は長さ1.18m、 幅26cmの判 り貫き式の煙道で下り勾配で煙出し部へ続いて

いる。煙出し部は径39× 30cmの楕円形を呈し、深さ110cmを測る。カマ ドBは本体部の残存状況は不良で、

わずかに燃焼部焼土と煙道が残存 しているのみである。燃焼部は径44× 43cm、 厚さ7cmの焼土が形成され

ている。煙道部は長さ1.07m、 幅38cmの 判 り貫き式の煙道で下 り勾配で煙出し部へ続いている。煙出し部は

径35× 29cmの楕円形を呈し、深さ42cmを 測る。

遺物は土師器片が 9号袋 1袋分強、須恵器片が 3点、羽口片が 3点、鉄製品が 2点 と鉄津が出土し、掲載

した遺物は埋土出土の土師器奏 (271～ 274)、 須恵器 (275)、 RMlの刀子 (80)、 筒状鉄製品 (81)である。

S l134竪穴住居跡 (第 130図、遺物図版25、 写真図版97・ 226)

赤24B区北半部、ⅧB-20r・ 20sグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。本遺構は検出当初から焼

上の広が りを法面の断面から確認し、工房跡であると判断して精査を開始したが、その焼土の北側にわずか

に煙道部が残存していることが精査途中で判明したので竪穴住居跡であると判断した。西側斜面が消失して

いるため平面形・規模ははっきりしないが、東壁は3.3m遺存 し、北壁は1.lm、 南壁は1.2m残存していること

から一辺3.4m前後の隅九長方形ないし方形状を呈したものと思われる。主軸方位はN-9° 一W、 床面積は

残存部分で3.5∬ を測る。壁は鋭角的に立ち上が り、壁高は東壁で41cmを測 り、北・南壁は西に向かって低

くなる。埋土はにぶい黄色土を主体とした自然堆積である。床面は平坦で堅く締まっている。

カマ ドは北壁に位置するが斜面の崩落により煙道部と燃焼部焼土がわずかに残存するのみである。燃焼部

は径23cm、 厚さ6cmの 焼土が形成されている。煙道部は斜面の崩落によって消失しているため全容は不明

だが長さ1.31m、 幅53cm残存 し、下 り勾配で煙出し部へ続いているものと思われる。斜面の崩落が激しく到

り貫き式か掘 り込み式なのかは不明である。

遺物は土師器片13点 と鉄津が出土している。掲載した遺物は埋土中より出土した土師器甕 (276)で ある。

S1135竪穴住居跡、S X 144B工房跡 (第 130図、写真図版97)

赤24B区西斜面、ⅧB-lFグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。検出当初はS K239に切 られてい

る単独の工房跡として精査を開始したが、プランの途中で壁面が立ち上が り、残 りの部分にサブトレンチを

入れて断面観察を行ったところ、斜面下の遺構に斜面上の遺構が切られている新旧 2時期の重複関係がある

ことが確認された。本来であれば1棟ずつ精査を行うべきであるが斜面上の遺構の床面自体が斜面下の遺構

に切られているという重複関係だったので同時に精査を行っている。その過程で斜面下の遺構からはカマ ド

を斜面上の遺構からは炉跡を検出したので、前者を竪穴住居跡 (S1135)、 後者を工房跡 (S X 144B)と

判断した。新旧関係は (新)S1135→ (十日)S X 144Bである。

SI刊 35は西側斜面が消失していることとS K2391こ 切られているため平面形・規模ははっきりしないが、

北壁は0.6m、 東壁は26m残存 していることから、長軸2.5m以上、短軸 lm以上の隅九長方形乃至方形を呈

しているものと思われる。主軸方位はN-71° 一E、 床面積は残存部分で1.3だ を測る。壁は外傾して立ち

上が り、壁高は東壁で34cmを 測 り、北壁は西に向かうにつれて低 くなる。埋土は上位は黒褐色土、下位は

明黄褐色土を主体とした自然堆積で4層 に細分された。床面は平坦で堅く締まっている。

カマ ドは東壁に位置する。本体部の残存状況は不良で、僅かに燃焼部焼土が残存 しているのみである。燃

焼部は径24cm、 厚さ3cmの焼上が形成されている。煙道部は長さ99cm、 幅24cmの 割 り貫き式の煙道で下り

勾配で煙出し部へ続いている。煙出し部は径36cmの 円形を呈し、深さ92cmを 測る。

遺物は土師器片が小袋 1袋分、羽口片が 2点 と鉄滓が出土している。

S X 144Bは 西側斜面が消失し、 S1135'S K239に 切られているため平面形・規模ははっきりしないが、
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S1134
1.25Y6/3(1こ ぶい黄)しまり有、粘性無、炭少量

B

|

Sl1 34カ マ ド

ーー H‐538m

S1134 カマ ド
1 10YR2/3(黒褐)し まり有、粘性無
2 25Y74(浅黄)しまり少し有、粘性無
3.5YR7/4(に ぶい橙)焼土

b

0            50cm

SX144B炉
C H‐

550m

SX144B 炉
1.5YR7/4(に ぶい橙)焼上
2.10YV/3(に ぶい橙)焼土
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S1135
1.25Y5/3(黄 禍)しまり極有、粘性無、明黄褐色・炭含
2.10YR6/6(明 黄褐)しまりやや有、粘性無、炭少量
3.10YR7/3(に ぶい黄橙)しまりやや有、粘性無
4 10Y暫/3(にぶい黄橙)しまり少し有、粘性無、炭含

SX144B
5 10YR7/4(に ぶい黄橙)しまりやや有、粘性無

S1135カ マ ド
1 10YR6/4(に ぶい黄橙)し まりやや有、粘性無、マサ土 炭少量

2.10YR3/3(暗褐)しまりやや有、粘性無、炭・焼土含
3.5YR7/3(に ぶい橙)焼上

S1135カ マ ド

a H‐
555m ｂ

一

0             50c血

第130図  SH 34・ 135竪穴イ生居跡・SX144B工 房跡
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東壁が4.2m遺存 し、北壁が0.8m、 南壁が0.9m残存 していることから、長軸 5m前後、短軸約 lm前後の隅

丸長方形状を呈していたと思われる。床面積は残存部分で1.2ど を測る。壁は外傾 して立ち上がる。壁高は

東壁で19cmを測 り、北・南壁は西に向かい低 くなっていく。埋土はにぶい黄褐色土を主体とした単層の自然

堆積を呈する。床面はほぼ平坦で締まっている。床面施設として東壁中央壁際から地床炉が検出された。炉

は39× 31cmの 楕円形状を呈し、厚さ1lcmの焼土が形成されている。遺物は出土しなかった。

SX 133工房跡、S X W39鍛冶炉跡 (第131図、写真図版98)

赤24B区南半部、ⅧC-4cグリッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。本遺構はS K 137・ S N57と 重複

関係にあり、両遺構に切 られている。よって新旧関係は (新)S N57→ S K 137→ (旧)S X 133である。

北側を前述の削平整地の影響で消失し、東側をS K 137・ S N57に切 られているために平面形・規模ははっき

りしないが、西壁は2m、 南壁は2.4m残存 していることから、一辺2.5m以上の隅丸長方形乃至方形状を呈し

ていたものと思われる。床面積は残存部分で4.5ど を測る。壁はやや外傾 して立ち上がる。壁高は西壁で

28cm、 南壁で30cmを 測 り、西壁は北へ、南壁は東に向かうにつれて低 くなっていく。埋土は浅黄色土系を

主体とした自然堆積を呈し3層 に細分された。床面はほlF平坦で締まっている。床面施設として西壁際から

地床炉が2基、南壁際から柱穴が 4基 (Pl～ P4)が検出された。ttAは長軸62cm、 短軸35cmの不整形状

を呈 し、厚さ3cmの焼土が形成されている。炉Bは長軸49cm、 短軸38cmの不整形状を呈する厚さ3cmの焼

上が形成されている。また、 S X 133北東部からは鍛造剥片等の遺物が出土している為、鉄生産関連施設の

存在を想定して精査を進めた所、北東部からS XW39と Klを検出した。

S X W39の平面形・規模は開口部径54× 44cm、 底部径30× 27cmの楕円形状を呈する。断面形は浅皿状を

呈し、深さ8cmを測る。埋土は上位はにぶい黄褐色土、下位は炭と鍛造剥片を含む黒褐色土を主体とした

自然堆積で 3層 に細分された。底面は締まっており、底面中央付近を中心ににぶい黄橙色の焼土と弱い還元

炎焼上が形成されてお り、厚さ8cmを 測る。Klの平面形・規模は開口部径72× 67cm、 底部径44× 43cmの

円形状を呈する。断面形は皿状を呈し、深さ6cmを 測る。埋土は灰黄褐色土を主体とした自然堆積を呈し

3層 に細分された。底面は概ね平坦で締まっている。状況から見てS XW39は鍛冶炉跡で、Klはそれに伴

う鉄砧石の掘 り方の可能性が想定される。

遺物は、 S XW39か ら鍛造剥片・鍛冶津等が、Klか ら土師器片が 1点出土した。

SX 169工房跡、S K 132竪 穴状遺構 (第132図、遺物図版21・ 68、 写真図版99・ 223・ 254・ 316)

赤23区西側斜面下、ⅧC-11グ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。検出段階で 2棟の竪穴住居跡

と1基の土坑との切 り合いがあると思い、共通のベル トを設定して精査を開始した。精査の結果、当初 2棟

の竪穴住居跡が切 り合っていると考えていた部分からは、地床炉がある遺構がカマ ドも炉も検出されなかっ

た遺構を切っていることが確認され、前者を工房跡 (S X 169)、 後者を竪穴状遺構 (S K 132)と 判断し

た。断面観察等から、これらの遺構の新旧関係はS X 169が S K 132と S K276よ り新 しいが、 S K 132と

S K276と の新旧関係は直接的な切 り合い関係にないので不明である。

S K 132は S X 169と S K 131Cに 切 られている為、平面形・規模ははっきりしないが、西壁で2.3m残存

し、東壁で1,2m残存 し、南壁で3.5m遺存 していることから、一辺3.5m前後の隅丸方形を呈するものと思わ

れる。床面積は残存部分で3.5∬ を測る。壁はやや外傾して立ち上がる。壁高は東壁で31cm、 西壁で 5cmを

測 り、南壁は西側に向かうにつれて低 くなっていく。埋土は 4層 に細分され、にぶい黄褐色土系を主体とし

た人為堆積を呈する。床面は平坦で締まっており、西壁際で貼床が施されている。床面施設は柱穴 3基 と西

壁際から径71× 70cm、 深さ12cmの楕円形状を呈する土坑 1基 (Kl)が検出されている。
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SX133 ∩
|

B

o                             2m

SXW39
1,10YR7カ (に ぶい黄栓)し まりやや有、粘性無、炭少量

2 10YR3/1(黒褐)し まり有、粘性無、炭 鍛造剥片含む

3 10YR5/2(灰黄褐)し まり有、粘性無
4 10YR5/6(黄 褐)し まりやや有、粘性無、小鉄塊含む

5 10YR6/2(灰 黄褐)しまりやや有、粘性無、小鉄塊 炭含む、還元炎焼土

6 10YR7/3(に ぶい橙)しまり有、粘性無、焼土

SX133
1 25Y8/3(浅 黄)しまり有、粘性無
2 25Y5/2(灰 黄褐)し まり有、粘性無、炭多く含む

3 25Y7/4(浅黄)し まり有、粘性無

SX133炉 A・ B
a H=565m

I

SX133炉 A・ B
1 5YR″ 4(に ぶい橙)焼土

2 5YR7/4(に ぶい橙)焼土

ｂ
一

日
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め
，
Ｈ
　
・
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A H=562m

第13刊 図 S�33工房跡・SXW39鉄生産関連炉跡

遺物は土師器片が12点、羽口片が 3点出土している。このうち掲載した遺物は床面より出土したRPlの

上師器奏 (230)、 埋土中より出土した土師器奏 2点 (229・ 231)、 Klよ り出土した羽口 (89)である。

SX 169は平面形は隅丸方形を呈し、規模は西壁で 3m、 北壁で3.8m、 東壁で 3m、 南壁で3つmを測る。

床面積は7.2∬ を測る。壁は鋭角的に立ち上がるが、東壁の上半部は崩落の影響で外傾して立ち上がる。壁

高は西壁で 5cm、 東壁で70cmを浪1り 、北壁・南壁は西側に向かうにつれて低 くなっていく。埋土は褐色土

系を主体とした自然堆積を呈す。床面はほぼ平坦で締まっている。床面施設として中央からやや南西コーナ

ーよりの床面から掘 り込みのある炉と南東コーナー付近から柱穴 2基が検出された。炉は48× 37cmの楕円

形を呈し、深さ6cmの掘 り込みの壁面 。底面を中心に厚さ4cmのにぶい橙色の焼土が検出された。

遺物は埋土より鉄津と炉付近のサンプル土から、わずかに鍛造剥片が出土 したことから鍛冶工房の可能性

が考えられる。

S X 172工 房跡 (第 132図、遺物図版24・ 91、 写真図版100・ 226。 280)

赤24A区北半部、ⅧC-5eグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。本遺構は当初、竪穴住居跡とし

て精査を開始したが、カマ ドは検出されず地床炉のみが検出されたことから工房跡と判断した。東側斜面が

消失しているため平面形・規模ははっきりしないが、西壁は4.9m遺存 し、北壁は1.8m、 南壁が1.3m残存 して

いることから、一辺 5m前後の隅丸長方形乃至方形状を呈 していたものと思われる。床面積は残存部分で

⑧ P項 望Dttn
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SX169

A  E‐
603m

SX169
1 10YR3/3(暗 褐)しまりやや有、粘性少し有、炭含む
2.10YRツ 4(1こ ぶい責褐)し まり少し有、粘性少し有、暗褐色土含、炭微量
3 10YR4/2(灰 黄掲)し まりやや有、粘性やや有、にぶい黄褐色土、炭含む
4 10YR7/6(明 黄褐)し まり有、粘性やや有、炭微量
5 10YRン 3(1こ ぶい黄褐)し まり有、粘性無、炭微量

SX172
ω

l

SX:69炉

SX169 炉
1.10YRl″ 1(黒 )しまり有、

粘性少し有、炭層
2 10YR6泡 (灰黄掲)

しまり極有、粘性少し有
3.10YR6/4(に ぶい橙)

焼土

0             50cn

SK132
E H=61141n F

ω
l

A
■‐5811m

0                 2m

SX172 KI
e H=5■

5m

SX172 K2
ユ Hヨ573m  上

ヤ
f

1

SX!72炉A
C H‐573m   型上

舛

創

③

~~¬

こ三二三二
==ラ

πノ/               m

第刊32図  SX169・ 72工房跡 。SK132竪穴】犬遺構

SX172 炉 A・ B
1 5YR6/6(明 赤掲)焼土

SX172 Kl       SX172 K2
1.10YR4/1(褐灰)  1.loYR3/1(黒 褐)し

しまり有、粘性無、     まり有、粘性無、炭
炭少量         少量

0                2m

SK132
1.25Y7/4(浅 責)

しまり有、粘性無、
マサ土

2 10YR5/4(に ぶい黄褐)

しまり中・粘性少有
3.25Y7/4(浅 黄)

しまり無、粘性少し有
4.10Y郎 /6(黄褐)

しまり中、粘性無、炭含
5 25Y7れ (浅黄色)

しまり有、粘性無、
貼床

SX172
1.10YM/2(灰 黄褐)

しまり有、粘性無、炭微量
2.10YR3/1(黒 褐)

しまりやや有、粘性無
3.10YR7/2(に ぶい黄橙 )

しまりやや有、粘性無、
マサ土少量

SX'72 炉 B
a H‐573m          二二

0            50cm
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7.3∬ を測る。壁はタト傾 して立ち上がる。壁高は西壁で43cmを測 り、北。南壁は東に向かうにつれて低 くな

っていく。埋土は上位は灰黄褐色土、中位は黒褐色土、下位はにぶい黄褐色土を主体とした自然堆積を呈し

3層 に細分された。床面はほぼ平坦で締まり、中央付近以外の西壁際から幅 7～20cm、 深さ 3～ 7cmの 周

溝が検出された。また、南西コーナーよりの内側では2重 となる総長1.8m、 幅12～ 16cm、 深さ 2～ 3cmの

溝が検出されている。床面施設として西壁際から地床炉が2基、北西コーナー付近から土坑 (Kl)が 1基、

柱穴が10基 (Pl～ P10)検出された。炉Aは搬乱の影響で全容は不明だが長軸52cm、 短軸34cmの不整形

状を呈する厚さ8cmの焼土が形成されている。tt Bは 長軸66cm、 短軸47cmの不整形状を呈する厚さ7cm

の焼土が形成されている。 Kllよ 長軸69cm、 短軸51cmの楕円形状を呈する。断面形は逆台形状を呈し、深

さ15cmを測る。また、斜面の崩落で標高が下がっているがこの工房に伴う可能性の高い柱穴 2基 (Pll・

P12)と 土坑 1基 (K2)を 図示 している。 K21ま 長軸53cm、 短軸43cmの楕円形状を呈する。断面形は鍋状を

呈し、深さ16cmを測る。東壁際から径22cm前後の円形状を呈した、深さ16cmの ピットが検出された。

遺物は土師器片が 9号袋 1袋分、砥石が 1点出土している。このうち掲載した遺物は床面より出土したR

Pl(263・ 264)と R P2(265)の土師器奏 3点 と、埋土中より出土した砥石 1点 (101)で ある。炉付近のサ

ンプル土から、わずかに鍛造剥片が出土したことから鍛冶工房の可能性が考えられる。

SX 174工房跡 (第 133図、遺物図版25'92・ 122、 写真図版100。 226・ 280。 303・ 316)

赤24B区北端部、ⅦB-20n。 20oグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。本遺構は当初竪穴住居跡

として精査を開始したが、カマ ドは検出されず地床炉のみ検出されたことから工房跡と判断した。西・北側

斜面が消失し、また北西部が調査区外になっているために平面形・規模ははっきりしないが、東壁は 5m、

南壁が4.7m残 存 していることと、床面の残存状況から一辺 5m前後の隅九方形状を呈 していたものと思わ

れる。床面積は残存部分で17,7∬ を測る。壁はタト傾して立ち上がる。壁高は東壁で55cm、 南壁で50cmを 測

り、東壁は北に、南壁は西に向かうにつれて低 くなっていく。埋土は褐色土系を主体とした自然堆積を呈し

3層 に細分された。床面はほぼ平坦で締まり、東壁中央から南壁中央付近まで幅18～23cm、 深さ5～ 7cm

の周溝が検出された。床面施設として中央から北東よりで地床炉が 1基、南壁際から柱穴が 6基 (Pl～ P

6)検出された。炉は103× 81cmの楕円形状を呈する厚さ8cmの焼土が形成されている。

遺物は土師器片が 2点、須恵器片が 2点、羽口片が 1点、砥石が 2点、鉄製品が 2点 (刀 子・鍋 ?)と 鉄

津が出土している。このうち掲載した遺物は埋土中より出土した須恵器 (277・ 278)。 Plよ り出土した砥石

(108)、 床面より出土した刀子RMl(85)、 攪乱より出土した鍋 ?(86)である。

S X 175工 房跡 (第 133図、写真図版101)

赤24B区北端から赤25C区枝尾根へ下る斜面上、ⅧC-lo。 2oグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出され

た。S K244と 重複関係にあり同遺構より新 しい。本遺構は検出当初、プランが長方形状で炭を多 く含んで

いることから炭窯であると思い精査を開始したが、壁面・底面にはまとまった炭や焼土の広がりはなく床面

から地床炉 2基を検出したことから工房跡と判断した。北側斜面が消失しているため平面形・規模ははっき

りしないが、西壁が1.3m、 東壁が0.4m残存し、南壁が63m遺存していることと、床面の残存状況から長軸6

m前後、短軸約2.7m前後の隅丸長方形状を呈したものと思われる。床面積は残存部分で13.8∬ を測る。壁は

外傾して立ち上がる。壁高は南壁で14cmを測 り、西・東壁は北に向かい低 くなっていく。埋土は暗褐色土系

を主体とした自然堆積を呈し2層 に細分された。床面はほぼ平坦で締まっている。床面施設として北壁中央

壁際から地床炉が 2基検出された。ttAは 73× 58cmの 楕円形状を呈する厚さ1lcmの焼土が形成されている。

炉Bは 53× 52cmの 楕円形を呈する厚さ8cmの焼土が形成されている。遺物は出土しなかった。

-241-



SX174

SX174
1.10YR4/4(褐 )

しまりやや有、粘性無
2 10Ⅵ時/4(にぶい黄褐)

しまりやや有、
粘性無

3.10YR6/3(1こ ぶい黄橙)

しまり有、粘性無、
焼土プロック含

4.10YR4/3(に ぶい黄褐色)

しまり有、粘性少し有
5。 10YR6/3(1こ ぶい黄橙 )

しまり有、粘性無、
焼土プロック含

A

SX174状戸

_生  H=535m              b

1

SX174炉
1 5YR″ 4(1こ ぶい橙)焼土

0            50cm

―全― H‐539m

SX175

A  H=弱
Юm

SX175
1 10YR3/4(暗褐)しまり有、粘性無、炭含む
2 10YR5/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、炭含む

S�75地床炉A

S�75地床炉A・ B
l.5YR6/617E)焼 土
2.5YR7/4(に ぶい橙)焼土

第133図  SX174・ 75工房跡

9              2m

SX175 地床炉 B
C  H=548m

2

0               60cm
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SK 128竪穴状遺構 (第 134図 )

赤24B区北半部、ⅧB-lq・ loグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。前述の通 り削平・整地によっ

て遺構の残存状況は極めて悪 く、本遺構 も当初は溝のプランのみで考えそうになったほどだった。しかし、

溝の西側は微妙に谷頭の高まりが残存 しているのに対 し、その東側は比較的平坦面が続いていたことからこ

の溝は西壁際の周溝でその東側に床面がギリギリ残存 している可能性があることに気づき、竪穴状遺構でな

いかと考え精査を開始 した。平面形・規模は埋土がほとんど無い上に床面施設も周溝付近の柱穴しか確認で

きなかったことから不明ではあるが、周溝が4.5m残存していることから、一辺4.5m前後はあったものと思

われるが推測の域を出ない。壁 と床面積は壁面とコーナーが検出されていないことから不明である。埋土は

検出時からほとんど無いため不明である。床面は平坦で締まっている。床面施設は西壁際から長さ4.51m、

幅27cm、 深さ22cmの周溝 と、それに伴う柱穴 3基 (Pl～ P3)が検出されており、 Pl・ P2は主柱穴に

なる可能性があると思われる。遺物は出土しなかった。

S K 129竪 穴状遺構、S X44(第 134図、写真図版101)

赤23区北半部、ⅧC-8qグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。 S K 1291よ S169。 S K 188。 SX

44と 重複し、 S169。 S K1881こ 切 られ、 S X44を 切っている。 S X441よ S169・ 72の精査時に両遺構に挟

まれた部分に人為堆積で埋められたかのような土が広がっており、何 らかの遺構があったもののこの遺構が

廃棄された後にS169・ 72・ S K 129等 に切られており、残存部分があまりにも少ないことから性格不明遺

構とした。新旧関係は (新)S169・ 72'S K188→ S K 129→ S X44→ (十日)S K T02である。

S K 129は重複関係が激しいのと斜面の崩落から壁面の消失が著 しく、全体的なプランははっきりしな

いが、北。東壁縁に不整なテラス状の張 り出しをもつ。平面形・規模は東壁で3m遺存 し、南壁で1.5m、 北壁

で153cm残存 していることから、一辺約3m以上の隅丸方形乃至長方形状を呈すると思われる。張 り出しは

壁縁から奥に長さ0。7～ 1.7mの広さがある。床面積は残存部分で4.4ど を測る。壁は下半部はやや外傾し、上

半部は外傾して立ち上がる。壁高は東壁で35cmを 測 り、北壁・南壁は西側に向かうにつれて低 くなっていく。

張 り出しは床面より16～35cm高 く、その壁高は39cmを 測 り、西に向かうにつれて低 くなっていく。埋土は

10層 に細分され、上位は黒褐色、中位はにぶい黄褐色土系の土を主体 とした自然堆積を呈する。床面は平坦

で締まっている。床面施設として遺構内から土坑が 2基 (Kl・ K2)、 柱穴が 4基 (Pl～ P4)検出して

いる。Klの平面形は不整形状を呈 し、径95× 84cmを 測る。断面形は逆台形状を呈し、深さ18cmを 測る。

K2の平面形は楕円形状を呈し、径104× 77cmを 測る。断面形は逆台形状を呈 し、深さ32cmを 測る。

遺物は埋土中より土師器片が 4点、羽口片が 5点出土している。

S X44の平面形・規模は前述の遺構に切 られているので不明である。底面は概ね平坦で締まっている。ま

た、底面から土坑が 1基 (Kl)検出された。埋土は褐色土系を主体 とした人為堆積である。Klは平面形

は楕円形状を呈し、径104× 76cmを測る。断面形は逆台形状を呈 し、深さ21cmを 測る。西壁際から径36cm

の円形状を呈する、深さ20cmの ピットを検出している。遺物は出土しなかった。

SK i31A～ C竪穴状遺構 (第 135図、遺物図版90、 写真図版102・ 103・ 278)

赤23区西側斜面下、ⅧC-lm。 2mグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。検出当初から複数棟の

重複があることが予想されたが、前述の通 り森林伐採時における掘削道路の影響で埋土が薄 く、切 り合い関

係が判然としなかったので共通のベル トを設定して精査を開始した。まず、検出段階から明らかに一番新 し

いS K 131Aか ら精査に入 り同遺構の壁面を観察したところ、東壁からS K 280の プランを、それ以外の壁

面から上下に 2時期の遺構の切 り合い (SK 131B o C)を 確認 し、 S W1041よ S K 131B北 東コーナーで
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SK129。 SX44

粘性無、炭含む
10YR5/6(黄褐)しまり極有、粘性無
10YR5/8(責褐)し まり極有、粘性少右
10YR2/3(黒褐)し まり無、粘性有、
褐色プロック・炭多 く、焼土粒含む

10YR6/8(明責褐)し まり小、粘性無
10YRツ 8(黄褐)し まり小、粘性無
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SK129。 SX44
1.10YR2/3(黒褐)し まり無、粘性有、

褐色プロック・炭多 く、焼土粒含む
2.10YRレ8(黄褐)し まり中、

粘性少 し有、褐色土多 く、マサ土含
3 10YR4/6(褐 )し まり中、

粘性少 し有、褐色土・炭含む
4.10YR5/8(黄 褐)し まり中、

粘性無、暗褐色土多 く、炭含む
5 10YR7/8(黄 橙)し まり中、

粘性無、にぶい黄褐色土多 く、炭含む
6.10Y隔/6(黄褐)し まり有、

粘性無、黄橙色土・マサ土含む
7 10YRν 4(に ぶい黄掲)し まり

やや有、粘性少 し有、黄橙色土少量
8 10YR5/6(責 褐)し まり有、

粘性少 し有、、責橙色土・マサ土含
9 10YR4/6(褐 )しまり有、

粘性少 し有、黄橙色土・炭含
10.10Yお /8(黄褐)し まり中、

粘性少 し有、マサ土・炭 焼土含
H.10YR6/8(明 黄褐)しまり有、粘性無、

マサ土・炭含む
12.75YR4/6(褐)し まり有、

粘性少 し有、炭微量
13 10YR3/4(暗 褐)しまり中、

粘性少 し有、炭含む
14.10YR4/4(褐 )し まり有、

18 10YR4/4(褐 )し まり極有、粘性無、
明黄褐色・淡黄色土 炭少量

19,10YR5/6(黄 褐)し まり極有、
粘性無、褐色上含む、災少量

20, 10YR4/6(褐 )し まり有、
粘性やや有、炭含

21 10YR4/6(褐 )し まり極有、粘性有
22 10YR5/8(黄 褐)し まり極有、

粘性有、淡黄色ブロック少量
23.10YR5/6(黄 褐)し まり極有、

粘性やや有、掲色土含む、炭微量
24 10YR6/6(明 責褐)し まり 粘性有、

炭微量
25。 10YR4/4(褐 )し まり極有、

粘性やや有、え微量
26 10YR4/6(褐 )しまり・粘性有、

淡黄色少畳
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路

狩

-244-



プランを確認した。新旧関係は (新)S K 131A→ S K 131B→ (旧 )S131Cで ある。なお、 S K280は S

K131Aよ り古 く、 S W104は S K 131Bよ り新 しいが、その他の遺構との新旧関係は不明である。

SK i31Aは平面形は隅丸方形を呈し、規模は北壁で3.5m、 東壁で3.6m、 南壁で3.4m、 西壁で3.3mを測

る。床面積は残存部分で3.7だ を測る。壁は下半部はやや外傾 し、上半部はより外傾して立ち上がる。壁高

は東壁で159cm、 西壁で82cmを 測 り、北壁・南壁は西側に向かうにつれて低 くなっていく。埋土は14層 に細

分され、にぶい黄褐色土を主体とした自然堆積を呈する。床面は平坦で締まっている。

遺物は埋土中より上師器片が小袋1袋分と鉄淳が出上している。

SK 131Bは西側斜面が崩落し、東側の大部分をS K 131Aに北壁の一部をS W104に切 られているため

平面形 。規模は不明だが、南北長4.2m、 東西長2.7mを測ることから約42× 2.7mの隅丸長方形を呈するもの

と思われる。床面積は残存部分で49� を測る。壁は外傾 して立ち上がる。壁高は東壁で66cmを 測 り、北

壁・南壁は西側に向かうにつれて低 くなっていく。埋土は浅黄色土を主体とした人為堆積を呈する。床面は

平坦で締まっている。遺物は出土しなかった。

S K 131Cは平面形は隅丸長方形を呈すると思われ、規模は北壁で2.6m遺存 し、東壁で1.4m、 南壁で

0.6m残存 し、西壁で3.3m遺存している。床面積は残存部分で10.0∬ を測る。壁はやや外傾 して立ち上がる。

壁高は北壁で26cm、 東壁で24cm、 南壁で31cm、 西壁で19cmを測る。埋土は4層 に細分され、にぶい黄褐色

土を主体とした人為堆積を呈する。床面は平坦で締まっている。南西コーナー付近に径39× 35cmの楕円形

を呈する焼土の広がりを検出し、当初は地床炉の可能性もあると見て精査したが、地床炉ではなく廃棄焼土

である事を確認した。遺物は掲載したSlの砥石 1点 (94)が 出土している。

S K i35竪 穴状遺構 (第 136図、遺物図版91、 写真図版103・ 280)

赤24A区北半部、ⅧC-4fグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。検出当初は竪穴住居跡と考え精

査を開始したが、カマ ド・炉等が検出されなかったことから竪穴状遺構 と判断した。平面形・規模は埋土がほ

とんど無い上に西側部分が斜面の崩落で消失しはっきりしないが、東壁で5.lm遺存 し、北壁で0.2m、 南壁

で2m残存 していることから、一辺 5m前後の隅丸方形を呈するものと思われる。床面積は残存部分で14.4

�を測る。壁はやや外傾して立ち上がる。壁高は東壁で12cmを 測 り、南壁は西側に向かうにつれて低 くな

っていく。埋土は検出時からほとんど無い為不明だが、浅黄橙色土で貼床が施されている。床面は平坦で締

まっており、北・南壁際と中央部分以外に貼床が施されている。床面施設は柱穴 1基 (Pl)と 東壁際から径

70× 62cm、 深さ22cmの楕円形状を呈する土坑 1基が (Kl)検出されている。

出土遺物は検出面から砥石 (102)・ 要石 (103)各 1点 と鉄淳が埋土中より出土した。

SK i37竪穴状遺構 (第 136図、写真図版103)

赤24B区南半部、ⅧC-4c・ 5cグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。検出当初は形状と立地から

炭窯と考え精査を行ったが、埋土・床面等から明瞭な炭・焼土は確認されず、カマ ド・炉等も検出されなか

ったことから、竪穴状遺構であると判断した。また、北コーナー付近で S N55に切られ、西壁付近でSXI

33を 切っていることから、新旧関係は (新)S N55→ S K 137→ (十日)S X 133で ある。

平面形・規模は東側部分が斜面の崩落と攪乱によって判然としないが、南西壁は5.3m遺存 し、南東壁は

■4m残存することから、長軸 5m強、短軸15m以上の隅九長方形状を呈するものと思われる。床面積は113

試を測る。壁はやや外傾 して立ち上がる。壁高は南西壁で74cmを 測 り、南東壁は東側に向かうにつれて低

くなっていく。埋土は上位は浅黄色土、中～下位はにぶい黄色土を主体とした自然堆積を呈し、 5層 に細分

された。床面は平坦で締まっている。床面施設は北西壁際と北コーナー付近から柱穴 (Pl～ 5)が検出さ
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2 10YR6/4(に ぶい黄栓)しまり有、粘性無、

炭微量
3 10YR6/6(明黄褐)し まり有、粘性無、

炭微量
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炭合む、焼土微量
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1 25Y73(浅黄)し まりやや有、粘性無
2.5YR8/3(浅 橙)し まりやや有、粘性無、炭多
3 25Y7/3(浅 黄)しまりやや有、粘性無
4.25Y6/4(に ぶい責)しまりやや有、

粘性少し有、庚少量
5 25Y6/3(に ぶい黄)しまりやや有、

粘性無、炭微量
6.10YR5/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無
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れているが、位置的に主柱穴となりえるものは無いものと思われる。遺物は土師器片が 1点のみ出土している。

SK i38竪穴状遺構 (第137図、写真図版104)

赤24B区北半部、ⅧC-20o・ 20pグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。検出当初は形状と立地か

ら炭窯と考え精査を行ったが、埋土・床面等から明瞭な炭・焼土は確認されず、カマ ド・炉等も検出されなか

ったことから、竪穴状遺構であると判断した。北東コーナー付近でS K283と 重複関係にあり、同遺構を切

っていることから、新旧関係は (新)S K 138→ (十日)S K283である。平面形・規模は西側部分が斜面の消失

と攪乱によって判然としないが、東壁は3.8m遺存 し、南壁は1.5m、 北壁は0,9m残存することから、長軸 4

m弱、短軸 2m以上の隅丸長方形状を呈するものと思われる。床面積は5.5∬ を測る。壁はやや外傾 して立

ち上がる。壁高は東壁で37cmを 測 り、北壁・南壁は西側に向かうにつれて低 くなっていく。坦土は上位は黒

褐色上、中～下位はにぶい褐色土を主体とした自然堆積を呈し、 6層 に細分された。床面は平坦で締まって

いる。床面施設は北壁際と南壁際と北東コーナー付近から柱穴 (Pl～ 3)が検出されている。このうちP

l・ 2は位置的に主柱穴となりえると思われる。遺物は出土しなかった。

S K 143竪 穴状遺構 (第137図、写真図版104)

赤24A区西斜面、ⅧC-2eグリッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。 S1looと 重複関係にあるが、平

面から新旧関係が判然としなかったため、共通のベル トを設定して精査を開始した。断面観察の結果、同遺

構を切っている事を確認したので、新旧関係は (新)S K 143→ (十日)S1100である。検出当初は形状と立地

から炭窯と考え精査を行ったが、埋土・床面から明瞭な炭・焼土は確認されず、カマ ド・炉等も検出されなか

ったことから、竪穴状遺構と判断した。平面形・規模は西側部分が斜面の崩落によって判然としないが、東

壁は5,8m遺存し、南壁は lm、 北壁は0.9m残存することから、長軸 6m弱、短軸 lm以上の隅丸長方形状を

呈するものと思われる。床面積は5.2だ を測る。壁は外傾 して立ち上がる。壁高は東壁で53cmを 測 り、北

壁・南壁は西側に向かうにつれて低 くなる。埋土はにぶい褐色土を主体とした自然堆積を呈し、 6層 に細分

された。床面は平坦で締まっている。遺物は土師器片が 4点出土している。

S K 150竪 穴状遺構 (第 137図 )

赤24B区北半部、ⅧB-2n・ 3oグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出した。検出当初は土坑と考え精査を

開始したが、赤24区内に立地する竪穴状遺構 と規模・形状等が類似することから、斜面の崩落で東半部を消

失した竪穴状遺構 と判断した。東側斜面の崩落で東半部を消失しているが、平面形・規模は隅丸方形状を呈

し、北西壁は1.lm、 南東壁は0,9m残存 し、南西壁は3.9m遺存する。壁は外傾して立ち上がる。壁高は南西

壁で22cmを 測 り北西。南東壁では東に向かうにつれて低 くなっていく。埋土は 2層 に細分され、上位は暗褐

色土、下位はにぶい黄褐色土を主体とした自然堆積である。底面は概ね平坦である。床面施設として中央よ

りやや南東壁よりから柱穴を 1基検出している。遺物は土師器片が 1点のみ出土した。

S W79炭窯 (第 138図、写真図版105)

赤23区中央東側から枝分かれする赤27区尾根基部の南側斜面上、ⅧC-100・ 10pグ リッドに位置してい

る。本遺構はS171を 精査中に南東部から炭と焼土の広が りが見られ、竪穴住居跡の断面を検討した結果、

竪穴が完全に埋まりきる前の窪みを利用して構築した炭窯であると判断した。検出状況から本遺構はS171

より新しい。調査員の状況把握が遅れたことから遺構の東半分を掘 り過ぎてしまったが、平面形は略円形を

呈すると思われ、規模は推定で開口部径149× 141cm、 底部径123× 122cmを 測る。断面形は鍋形状を呈し、

深さは18～ 56cmを 測る。埋土は炭混じりの暗褐色上である。底面は概ね平坦である。東壁の一部には被熱

した赤色の焼土の広がりが見られ、厚さ4cmを 測る。遺物は出土しなかった。
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SK138

SK138
1 10YR3/2(黒 褐)し まりやや有、

粘性少し有、にがい黄色土 炭含
2 25Y6/3(に ぶい責)

しまりやや有、粘性無
3.10YRν 4(に ぶい黄褐)しまり極有、

粘性少し有、黄褐色土含
4.10YR7/2(に ぶい黄橙 )

しまりやや有、粘性無、マサ土含む
5.10YR6/4(に ぶい黄橙 )

しまりやや有、粘性無、炭含む
6.10YR5/3(に ぶい黄褐)

しまり有、粘性無〇
|

〇
|

第刊37図  SK138・ 43・ 50竪穴状遺構
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SK143
1 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、災微量
2 10YR5/6(黄 褐)し まり有、粘性無、にぶい責褐土含
3.10YR6/3(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無、黄褐土 炭含
4 25Y6/4(に ぶい黄)し まり有、粘性無
5 10YRν 4(に ぶい黄褐)し まり少 し有、粘性無
6.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、炭微量
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SK150
1 10YR3/40音 褐)しまり有、

粘性無、炭少量
2 10YR7/4(に ぶい黄橙)

しまり有、粘性無

o                 2m
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S W80炭窯 (第 138図、写真図版105)

赤23区西側斜面下、ⅧC-2nグ リッドに位置する。本遺構はS178精査中に炭の広が りを確認し精査を

進めたところ、断面観察等からS178が完全に埋まりきる前の窪みを利用して構築 した炭窯であると判断し

た。検出状況から本遺構はS178よ り新 しい。西壁の一部を消失してしまったが、平面形は楕円形を呈する

と思われ、規模は推定で開口部径100× 60cm、 底部径81× 43cmを測る。断面形は浅皿状を呈 し、深さは15

～22cmを 測る。埋土は上位は炭混 じりの褐色土で下位に炭層の広が りがみられる。底面は中心に向かって

緩やかに下っている。北・南壁の一部には被熟した明赤褐色の焼上の広が りが見られ、厚さ5cmを測る。遺

物は出土 しなかった。

S W104炭窯 (第 138図、写真図版105)

赤23区西側斜面下、ⅧC-2mグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。本遺構はS K 131B北 東コー

ナーを精査中ににぶい黄褐色土に焼土が含まれたプランを確認し精査に入った。当初はS K 131B埋土を掘

り込んでいることから、同遺構より新しい掘 り込みのある炉跡と考え精査を進めたが、底面に明瞭な焼土の

広が りが無 く、埋土下位に炭を含んだ層が見 られたことから炭窯であると判断した。南壁の一部を消失した

が、平面形は略円形を呈すると思われ、規模は推定で開口部径116× 93cm、 底部径79× 65cmを 測る。断面

形は半円状を呈 し、深さは17～46cmを測る。埋土は炭混じりの褐色土で底面付近に炭層の広が りがみられ

る。底面は西壁際約30cm程 は平坦で底から東壁に向かって緩やかに上が り東壁の立ち上が りにぶつかって

おり、締まっている。東壁の一部には被熱した橙色の焼土の広がりが見られ、厚さ lcmを 測る。

遺物は土師器片が10点 と鉄滓が出土している。

S W105炭窯 (第 138図、写真図版105)

赤24B区南半部、ⅧC-3cグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。前述の通 りS X 134南 西コーナ

ーを切っている土坑と考え精査を行ったが、底面に明瞭な焼土の広がりがないものの、埋土に炭が混入した

層が認められることから災窯であると判断した。新旧関係は (新)S W105→ S X 134→ (十 日)S N57で ある。

検出が遅れたため北東壁の一部を消失してしまったが、平面形は楕円形を呈し、規模は開田部径 101× 69cm、

底部径93× 58cmを 測る。断面形は鍋状を呈し、深さは12～ 18cmを 測る。埋土は上位はにぶい責色、中位は

炭が混入 した暗灰黄褐色土、下位は炭が混入したにぶい黄色を主体とした人為堆積を呈する。底面は締まっ

ている。遺物は出土しなかった。

S W106炭窯 (第 138図、写真図版105)

赤24B区南半部、ⅧC-3cグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。前述の通 り当初は S X 134・ SI

106を 切っている土坑と考え精査を進めたが、底面に明瞭な焼土の広がりが無いものの、埋土に炭が混入し

た層が見 られることからえ窯であると判断した。また、 S N56と 重複関係にあり同遺構に切 られているころ

から、新旧関係は (新)S N56→ S W106→ S X 134→ (十 日)S1106で ある。前述の削平整地によって北半分

の壁面がはっきりしないが、平面形は円形を呈し、規模は開田部径82× 71cm、 底部径73× 71cmを測る。断

面形は鍋状を呈すると思われ、深さは最大14cmを 測る。埋土は戊を含んだ灰黄褐色土を主体 とした自然堆

積を呈する。底面は締まっている。遺物は出土しなかった。 (島原 )

S K129土坑 (第 139図、遺物図版21、 写真図版106・ 223)

F区赤23区中央斜面部の西側斜面上方、ⅧD-10e・ 9eグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。

本遺構は傾斜地に立地するため、斜面下方の西側は自然崩落により消失している。検出時の状況は、褐色土

系の不整なプランの西側に約20～ 30cm大 の自然石数個を確認した。平面形は歪な円形を呈 し、規模は開口
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SヽV79
1.10YR3/2(暗褐)しまり少し有、粘性無、褐色プロック、炭含
2.10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり少し有、粘性無、浅黄橙色土混入
3.5YR5/4(に ぶい赤褐)焼土
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6

S覇「104
1 10YR5れ (にぶい黄褐)しまり有、

粘性無、炭・焼土粒含
2.10YR5/6(黄 褐)しまり有、粘性無、

明黄褐土・炭含む
3 75YR5/6(明 褐)し まり有、粘性少し有、

マサ土・焼土含む
4.10YR5/6(責 褐)し まりやや有、

粘性やや有、明責褐色土混入、炭含
5。 10YR4/3(にぶい黄褐)し まりやや有、

粘性やや有、炭含む
6 10YR2/1(黒 )しまり少し有、

粘性少し有、炭の層

ユ~WⅢ V```                       A                B
~ 

■‐563m          ~

4

SW105

A

SW105
1 25Y6/3(に ぶい黄)

しまりやや有、粘性無
2.25Y5/2(暗 灰黄褐)

しまりやや有、粘性無、炭混入
3.25Y6/3(に ぶい黄)

しまりやや有、粘性無、炭の層
4.25Y7/3(浅 黄)

しまりやや有、粘性無、炭徴量

界 138図  SW79・ 80・ 104～刊06炭窯

2

SW80
1.10YR4/3(にぶい黄褐)し まりやや有、粘性少し有、

炭・マサ土少量
2.10YR17/1(黒 )しまりやや有、粘性少し有、炭層
3.10YR2/1(黒 )し まりやや有、粘性少し有、

炭層だが、焼土・暗褐色土含
4 5YR5/8(明 赤褐)焼土

SW106

SIV106
1.10YR4/2(灰黄褐)し まりやや有、粘性無、

炭含
2 5YR73(にぶい橙)しまりやや有、粘性無

0             1m
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部約125～ 140cmを測る。壁は斜面上方の東側では緩やかに立ち上が り、深さは約40cmを 測る。本遺構底面

は二段構造となっており、遺構中央から斜面上方の東壁は明瞭な稜を持たず緩やかに立ち上がるが、遺構中

央から西側にかけては、一旦 5cm程立ち上が り、その後幅約45～50cmの平坦部が約40cm程続 く。埋土は

8層 に細分される黄褐～明黄褐色土で、その堆積状況からも人為堆積と思われる。また、埋土下層には炭化

物や焼土粒が混入している。底面は堅 く締まり、遺構中央には厚さ lcmに も満たない橙色焼土が楕円形に

広がっていた。

遺物は、埋± 5層 より上師器の奏形土器の大破片が出土し、下半部を復原 (233)で きた。本遺構は土坑状

の掘 り込みを有し、底面に微弱ながら焼土が検出されていることから炉跡の可能性も考えられる。しかし、

検出時の自然石の状況や人為的な埋め戻しがされていること、底面焼土が薄いことや遺物の状況などから炉

跡とは考え難く、墓坑の可能性も考えられる。

S K168土坑 (第 139図、写真図版106)

(小林)

赤23区北半部、ⅧC-8qグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。平面形は楕円形を呈 し、開口部径

116× 66cm、 底部径95× 43cmを 測る。断面形は鋼形を呈し、深さは約20cmを 測る。埋土は責褐色土を主体

とした自然堆積である。遺物は埋土中より鉄津が出土している。

S K178土坑 (第 139図、写真図版106)

赤23区北半部、ⅧC-6qグリッドに位置し、Ⅳ層上面で検出した。平面形・規模は円形を呈し、開口部径

134× 119cm、 底部径■1× 95cmを測る。断面形は鍋形を呈し、深さ43cmを測る。埋土は上位は黄褐色上、

下位は明黄褐色土を主体とした人為堆積である。

遺物は埋土中より上師器片が 1点出土した。

S K179土坑 (第 139図、写真図版106・ 316)

赤23区北半部、ⅧC-8tグ リッドに位置している。本遺構は S X H09排土上面で検出し、新旧関係は

(新)S K179→ (十日)S X H09で ある。検出面はⅣ層上面である。平面形は円形を呈し、開口部径83× 80cm、

底部径67× 61cmを 測る。壁は外傾して立ち上がり、壁高は28cmを 測る。坦土は暗褐色～褐色土を主体とし

た人為堆積で特に埋土中位では10～20cmの礫 と鉄津類が廃棄されている。底面は概ね平坦である。 遺物

は埋土中より羽口片と鉄滓類が出土している。

S K180土坑 (第 139図 )

赤23区北半部、ⅧC-8Q・ 9qグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。平面形は円形を呈し、規模は

推定で開田部径97× 94cm、 底部径61× 54cmを測る。断面形は鍋形を呈し、深さ約21cmを測る。埋土は責

褐色土を主体とした自然堆積である。遺物は出土しなかった。

S K184土坑 (第 139図、写真図版106)

赤23区北半部東側から枝分かれする赤27区尾根の南側斜面上、ⅧC-10oグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で

検出された。 S171竪穴住居跡に切られ、埋土がにぶい責褐色土を主体とした人為堆積であることから、 S

171構築時には埋め戻されていたものと思われる。平面形・規模は楕円形を呈し、開回部径86× 72cm、 底部

径72× 61cmを 測る。壁は外傾して立ち上が り壁高は13cmを測る。遺物は出土しなかった。

S K185土坑 (第 140図、遺物図版120、 写真図版106・ 302)

赤23区北半部、ⅧC-4pグ リッドに位置する。本遺構はS K 133Bと 重複関係にあり、平面・断面プラン

から本遺構が S K 133Bを 切っている状況を確認できなかったことと、本遺構が人為堆積を呈することから、

S K 133Bよ り古い遺構であると思われる。平面形・規模は円形を呈 し、開口部径143× 142cm、 底部径
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SK179

A

H=651m

SK179
1 10YR3/4(暗褐)しまり。

粘性やや有、濃少量
2 10YR5/8(黄褐)しまり無

粘性無、鉄浮・礫含
3. 10YR3/2(黒褐)しまり・

粘性無、炭少量
4.10YR4/6(褐 )

しまりやや有、粘性無

SK168 SK178

A

A

BA

B

A

＼
生

H‐671m

SK168
1 10YR5/6(黄褐)しまり少し有、

粘性無、暗褐色土含、貴少量

SK129
1 25Y5れ (黄褐)し まりやや有、粘性無
2.25Y4/4(オ リープ褐)

しまりやや有、粘性無
3.10YRν 6(明黄褐)

しまりやや有、粘性無、壁崩落土
4.25Y7/6(明 黄褐)

しまりやや有、粘性無
5 10YR7/6(明 黄褐)しまり欠、粘性無
6 10YR7/8(黄橙)し まり欠、粘性無
7.10YR5/6(黄 褐)

しまり極有、粘性有
8.10YR3/2(黒 褐)しまり。粘性有、

炭化肋少量

SK180

SK180
1 10YR5/6(黄褐)しまり少し有、粘性

無、暗褐色土含、炭少量

界 139図  SK129・ 168・ 178～ 180。 184土坑

SK178
1 10YR5お (責褐)しまり無、粘性有
2.10Y馳/6(褐)し まり無、粘性有
3.10YR5/6(黄褐)し まり無、粘性有
4.10YR6/6(明黄褐)し まり無、粘性有
5 10YR4/4(褐 )しまり無、粘性有
6.10YR6/8(明 黄褐)

しまりやや有、粘性有

SK184

A
H‐ 6ZOm

B

BA

A

A~H‐ 670m
SK184
1.10YR4/3(にぶい黄褐)し まり有、

粘性無、明黄掲プロック・暗褐色土・炭含
2 10YR3/3(暗褐)し まり有、粘性無、

明黄褐色土少量
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152× 149cmを 測る。壁は底部から開口部にむかって内湾気味に立ち上が り壁高は75～ 113cmを 測る。埋土

はにぶい黄褐色土と黄褐色土が互層に堆積する人為堆積である。底面は概ね平坦である。遺物は埋土中より

土師器甕片が 6点、羽口片が 1点、鉄製品 (鉄鐸)が 1点、磨石が 1点、坦土最下層より鉄津が出土してい

る。このうち掲載したのは埋土中位より出土した鉄鐸 (63)である。

S K186土坑 (第 140図、写真図版107)

赤23区北側の尾根上、ⅧC-41グ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。 S174と 重複関係にあるが、

平面プラン上から新旧関係が把握できなかったので、同竪穴と一緒に精査を行ない、断面観察から (新)S

K186→ (十 日)S174であると判断した。平面形は不整な方形状を呈 し、規模は推定で開口部147× 11lcm、

底部107× 87cmを測る。断面形は鍋形を呈し、深さ21cmを測る。埋土は上位は暗褐色土、下位は黄褐色土

を主体とした自然堆積である。底面は概ね平坦で底面の西側からは平面形が楕円形状を呈し、開回部径71×

39cm、 深さ25cmの ピットが検出された。遺物は出土しなかった。

S K187土坑 (第 140図、遺物図版21・ 90。 91、 写真図版107・ 223。 279)

赤23区北半部、ⅧC-3oグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出した。平面形・規模は方形状を呈し、開口部

133× 123cm、 底部107× 105cmを 測る。壁はやや外傾気味に立ち上が り、壁高は36～ 54cmを測る。埋土は

上位は暗褐色土、下位は黄橙色を主体とする人為堆積で、上位層を中心に石製品等が投げ込まれている。底

面は概ね平坦である。

遺物は埋土中より土師器奏片が 3点、石製品が 2点出土した。このうち掲載したのは埋土中より出土した

土師器奏 1点 (234)と 砥石 1点 (97)と 、 Slの砥石 (98)で ある。

S K188土坑 (第 140図、写真図販107)

赤23区北半部、ⅧC-8qグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。 S172竪穴住居跡と重複関係にあ

り、同住居跡との重複部分周辺の壁面にはりついていた廃棄焼土を S K 188埋土中で確認することができな

かったことから、本遺構はS172よ りも古い遺構であると判断した。平面形は楕円形状を呈し、残存部分の

規模は開口部径80× 58cm、 底部径97× 61cmを測る。断面形は鍋形を呈 し、深さ40cmを測る。埋土は褐色

土を主体とする人為堆積である。底面は概ね平坦である。遺物は出土しなかった。

S K189上坑 (第 140図、写真図版107)

赤23区北半部、ⅧC-8qグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。 S172竪穴住居跡の南東壁面を精

査中に廃棄焼土混じりの崩落土を切っているプランを確認し精査に入った。検出状況からS172竪穴住居跡

よりも新しいと考えられるが、検出が遅れたため北西部分の一部を消失してしまっている。平面形は円形を

呈すると考えられ、規模は推定で開田部径98× 84cm、 底部径61× 50cmを 測る。断面形は逆台形状を呈する

と考えられ、深さは約50cmを測る。埋土は上位は褐色土、下位は暗褐色土を主体とする人為堆積である。

底面は概ね平坦である。遺物は出土しなかった。

S K190土坑 (第 140図、写真図版107)

赤23区北半部、ⅧC-8qグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。平面形・規模は略円形を呈し、開口

部径73× 57cm、 底部径41× 37cmを 測る。断面形は逆台形状を呈し、深さは44cmを 測る。埋土は上・中位は

明黄褐色土、下位は黄橙色土を主体とする人為堆積である。底面は概ね平坦である。

遺物は出土しなかった。

S K191土坑 (第 141図、遺物図版21・ 120、 写真図版107。 224'302)

赤23区北半部、ⅧC-3oグ リッドに位置する。本遺構はS175の 南西コーナーを切って構築し、人為的
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A

SK185

SK185
1 10YR4/3(に ぶい黄褐)しまり極有、

粘性無、庚マサ土含
2 25Y8/6(黄 )し まり有、粘性無、

にぶい黄褐色混入、焼土 炭含む

3 10ヤ郎 /3(にぶい黄褐)しまり有、粘性無、

明黄褐色土 炭含む
4,10YR5/6(黄 褐)し まり有、粘性少し有、

褐色土・炭含む
5,10YR4/2(灰 黄褐)しまり極有、粘性無、

明黄褐色・黄色土 炭含む
6 25Y3/6(黄 )し まり極有、粘性無、

にぶい黄褐色 。明黄褐色土多く、炭少量
7 10YR6/3(明 黄褐)しまり極有、粘性無、

黄色上、マサ土・炭多く含む

8 10YR6/8(明 黄掲)し まり極有、粘性少 し有、

にぶい黄褐色土多 く、炭含む

9 10YR5/3(に ぶい黄掲)し まり極有、

粘性有、明黄褐色土多 く、炭少量
10,10YR5//3(に ぶい黄褐)しまり有、粘性少し有

明黄褐色土 炭少量、鉄津微量

SK187

0           1m

SK189
1 10YR7/4く にぶい黄橙)しまり種有、

粘性無、暗褐ブロック多、マサ土 炭合
2.10YR47/4(褐 )しまり極有、粘性無、

褐色・黄褐色ブロック 炭少量
3 10YR3/4(暗褐)しまり有、粘性少し有、

黒鶴色土 マサ土・炭含、焼土微量
4 10YR3/3(暗 褐)し まり少し有、粘性無、

にぶい黄褐色土・焼土・炭多 く含む
5 25Y8/4(淡 黄)しまり極有、

粘性無、炭微量
6 10YR6/3(に ぶい黄橙)しまり有、粘性少し有

にぶい黄褐色上 炭含

SK187
1.10YR3/3(暗褐)しまりやや有、

粘性少し有、黄橙色土・炭少量
2 10YR3/2(黒 褐)しまりやや有、粘性無、

暗褐色土・炭 焼土粒含む
3 10YR6/6(明 黄褐)しまりやや有、

粘性少し有、暗褐色土混入、炭少量
4 10YR3/3(暗 褐)しまり少し有、粘性無、

にぶい黄褐色土含、焼土・濃多 く含む

5 25Y8/4(淡 黄)し まり極有、

粘性無、炭微量
6 10YR6潟 (にぶい黄橙)しまり有、

粘性少し有、にぶい黄褐色土・炭含
7.10YR8/6(黄 橙)し まり極有、粘性無、

にぶい責褐色土 炭微量
8.10YR7/3(に ぶい黄橙)しまり有、

粘性無、災微量

第140図  SK185～ 190土坑

SK186

A

SK186
1 10YR3独 (暗褐)しまり有、粘性無、Ⅵ層含
2 10YR6/6(明 黄褐)し まりやや有、粘性無、炭微
3 10YRν 4(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無

4.10YR5/6(黄 掲)し まり有、粘性無
5。 10YR4/6(にぶい黄橙)し まり有、粘性無

SK189

A H=659m
B

SK188

A  Hと
659m

SK188
1 75YR4/6(褐 )し まり有、

粘性少し有、褐色土多 く、
マサ土・炭・焼土含む

2.■ 5YR4れ (褐 )

しまり有、粘性やや有、

明褐色・掲色土少量、
炭・焼土 マサ土含

A  H=66輸 B

SK190
1 ■5YR5/6(明褐)し まり枢有、

粘性無、炭・マサ土混入
2 75YR5/4(に ぶい褐)し まり極

有、粘性無、マサ土含
3.10YR6/6(明 黄褐)し まり枢有、

粘性無、にぶい褐色混入、マサ土

含
4.10YR6/6(明 黄褐)し まり極有、

粘性無、にぶい褐色混入、マサ土

含
5 ■5YR5/4(に ぶい褐)し まり枢

有、粘性無、炭含む
6 10YR5/8(黄 褐)し まり有、粘性

無、炭含む
7 75YR7/6(橙 )し まり有、粘性

無、炭微量

B

B

A
H‐648m

A

―
 E言649m

汁
二

A

９Ｓ Ｋ‐

　

　

　

　

　

Ａ

一
／

Ｂ

一
A

A~~~H‐645m
B
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に埋められた後に東壁の上部をS11311こ切 られていることから、新旧関係は (新)S1131→ S K 191→ (旧 )

S175である。平面形。規模は隅丸長方形状を呈 し、開口部209× 145cm、 底部193× 119cmを 測る。壁はや

や外傾気味に立ち上が り、壁高は28～ 44cmを 測る。埋土は黄褐色～にぶい黄橙色土を主体 とする人為堆積

である。底面は概ね平坦である。

遺物は埋土中から土師器奏片が 4点 と波板状鉄製品が1点、埋上下位から鉄製品 (刀子)が1点 、底面から

土師器奏が 1個体出土した。このうち掲載 したのは底面から出土したほぼ完形のRPlの 上師器甕 (235)

と、埋土最下層から出土したRMlの刀子 (64)と 埋土中より出上した棒状鉄製品 (65)である。本遺構は底

面に完形土器・鉄製品を置いた後に、埋め戻 しを行なっていることから、廃棄時ないし周辺遺構の構築時に

なんらかの意味合いを持たせて遺物を埋めた可能性が考えられる。

S K192土坑 (第 141図、写真図版107)

赤23区北半部、ⅧC-3mグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。 S176竪穴住居跡を切っているこ

とから、 S176よ りも新 しい遺構である。平面形・規模は楕円形状を呈 し、開口部径244× 21lcm、 底部径

168× 165cmを 測る。壁は外傾気味に立ち上が り、壁高は43～ 121cmを 測る。埋土は11層 に細分され、上位

はにぶい黄褐色土、中位は暗褐色土、下位はにぶい黄褐色土を主体とした人為堆積である。底面は概ね平坦

である。

遺物は埋土中より土師器菱片が 6点、須恵器片が 1点 と鉄津が出土している。

S K195土坑 (第 141図、写真図版108)

赤23区北半部、ⅧC-5o・ 5pグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。平面形・規模は楕円形を呈し、

開口部径197× 137cm、 底部径171× 107cmを 測る。断面形は皿状を呈 し、深さ12～ 15cmを測る。埋土はに

ぶい責褐色土を主体とした自然堆積である。底面は概ね平坦で、北西コーナー際よリピットが検出されてい

る。径22cmの 円形を呈 し、深さ12cmを測る。遺物は出土しなかった。

S K196土坑 (第 141図、写真図版108)

赤23区北半部、ⅧC-3pグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。平面形・規模は楕円形状を呈 し、開

口部径207× 182cm、 底部径162X145cmを 測る。壁はやや外傾気味に立ち上がり、壁高は 4～61cmを 測る。

埋土は 4層 に細分され、上位は黄褐色土、中位はにぶい黄褐色土、下位は黄色土を主体とした自然堆積であ

る。底面は東半部は概ね平坦で、西半部は緩やかな斜面状を呈す。

遺物は埋土中より土師器奏片が 8点出土している。

S K203土坑 (第 142図、遺物図版22、 写真図版108・ 224)

赤23区北半部、ⅧC-4mグ リッドに位置 し、Ⅵ層上面で検出された。 S176竪穴住居跡 と重複関係にあ

り、本遺構が S176竪穴住居弥に切られていることから、 S176よ りも古い遺構である。推定される平面形

は楕円形状を呈 し、残存部分の規模は開口部径96× 59cm、 底部径57× 33cmを測る。断面形は椀状を呈し、

深さは21cmを 測る。埋土は 2層に細分され、上位はにぶい黄色土、下位は灰黄褐色土を主体 とした自然堆

積である。底面は概ね平坦である。

遺物は底面より上師器甕片が 3点、羽口が 1点出土している。このうち掲載した遺物は底面より出土 した

RPlの上師器甕 (236)である。

S K210土坑 (第 142図 )

赤24A区南半部、ⅧC-2jグ リッドに位置し、Ⅳ層上面で検出された。平面形・規模は楕円形状を呈し、

開日部径172× 153cm、 底部径123× H4cmを 測る。断面形は深鉢状を呈 し、壁高は22～44cmを 測る。埋土
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A

SK191

A
H=646m

SK191
1.10YR6独 (に ぶい黄橙)しまりやや有、粘性無、責色土 炭含む

2.10YR5/6(黄 褐)しまり有、粘性無、炭・焼土プロック多 く含む
3 10YR6/6(明 黄褐)し まり有、粘性少し有、炭含む
4.10YR8/6(黄 橙)しまり極有、粘性無

SK192

A
――― H‐646m

0           1m

SK195

A

A ._653m

SK196

SK196
1.10YR5/6(黄褐)し まり有、粘性少し有、炭微量
2 10YR4/3(に ぶい責褐)しまり有、粘性少し有
3.10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり有、粘性少し有、炭微量
4 25Y8/6(黄 )し まりやや有、粘性やや有

SK192
1.10YR3/2(黒褐)しまりやや有、粘性無、明責褐色土 炭少量
2 10YR5/4(に ぶい責褐)し まりやや有、粘性無、マサ土・炭含、焼土少量
3 10YR4/4(褐 )し まり有、粘性無、戊含む
4,10YR3/4(暗 褐)し まりやや有、粘性無、褐色土 炭含む
5,10YR4/3(に ぶい責褐)し まりやや有、粘性少し有、黄色プロック多、炭含
6.10YR3/3(暗褐)し まり有、粘性無、黄色土多、褐色土含む
7.10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり有、粘性少し有、災含む
8 10YR4/6(褐 )しまり極有、継性少し有、災微量
9.10YR6/6(明 黄褐)し まり極有、粘性有、炭含む
10.10YR5/3(に ぶい黄褐)しまり有、粘性少し有
n,ЮYR4/4(褐 )し まり極有、粘性有、掲色土 マサ土含む

B

SK195
1.10YR4/3(に ぶい黄褐)しまり有、粘性有、褐色土・庚含む
2.10YR5/6(黄 掲)しまり有、粘性無、にぶい黄褐色土 災 'マサ土含

A

A

BA

B

第 141図  SK191・ 192・ 195。 196土坑
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SK203

A  H_652m

SK203
1 25Y6/3(に ぶい黄)し まり極有、粘性無、

にぶい黄橙色上・焼土ブロック含む
2 19YR4/2(灰 黄褐)しまり極有、粘性少し

有、にぶい責橙色土・炭含む

SK210
1.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、

にぶい黄橙色土混入、炭少量、焼土微量
2.10YR3/3(暗 褐)し まりやや有、粘性無、にぶ

い黄褐土含、炭少量
3.10YR5/8(黄褐)し まりやや有、粘性無

SK211

二仝―E=働隔m

SK211
1 10YR6/4(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無、、黄橙色土含、炭少量
2.10Yる/6(黄褐)し まり有、粘性有、黄橙色土・炭少量
3 10YR6/3(に ぶい黄橙)し まり有、粘性少し有、黄橙土・炭・マサ土含
4.10YR7/3(1こ ぶい黄栓)し まり有、粘性少し有、黄橙土・炭・マサ上含
5.10YR6/3(に ぶい黄橙)し まり有、粘性少し有、黄橙土 炭 マサ土含
6.10YR7/3(1こ ぶい黄橙)しまり有、粘性少し有、黄橙土・炭・マサ土含
7.10YR7だ (にぶい黄橙う しまり有、粘性有、責橙色土・炭含
8 10YR6れ (にぶい黄橙)しまり有、粘性有

Ａ

Ｂ

一

SK210

A~ H‐ 597m

SK213

B

BA

B

A

A

A

SK213
1.10YR6/2(灰責褐)し まりやや有、粘性無、災少量
2.10YR2/1(黒 )しまり少し有、粘性無
3.5YR6/4(1こ ぶい橙)焼土
4,10YR2/1(黒 )し まり有、粘性無、炭少量、焼土粒微量
5,lllYR3/1(黒褐)し まり少し有、粘性無、炭微量
6.25Y6/3(に ぶい黄)し まりやや有、粘性無
7.10YRF。 /2(灰黄褐)し まり有、粘性無、庚・焼土粒微量
8 75YR3/1(黒 褐)しまりやや有、粘性無
9,10YR5/2(灰 黄褐)しまり有、粘性無、炭・焼ELu微量
10 10YR4/2(灰 責褐)し まり有、粘性無

0            1m

第142図  SK203・ 210・ 211・ 213土坑
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は 3層 に細分され、上位はにぶい責褐色土、中位は暗褐色土、下位は黄褐色土を主体 とした人為堆積で隣接

するS193Bと の距離が約 lmしかないことから同時存在であるとは考えにくく、状況からみてS193B構

築時の廃土が投げ込んた可能性があると思われる。底面は概ね平坦である。

遺物は土師器片が 2点出土している。

S K211土坑 (第 142図、遺物図版90、 写真図版108・ 279)

赤23区北半部、ⅧC-3nグ リッドに位置する。 S175床面精査中ににぶい黄橙色のプランを確認し、精

査に入った。新旧関係は (新)S175→ (十日)S K211である。平面形・規模は円形状を呈 し、開口部径185×

169cm、 底部径122× 119cmを 測る。断面形は深鍋状を呈し、深さは89cmを 測る。埋土は 8層 に細分され、

にぶい責色土を主体とした人為堆積である。底面は概ね平坦である。

遺物は埋土中より土師器奏片が 3点、石器 (砥石・磨石)が 2点 と鉄淳が出土している。このうち掲載し

た遺物は坦土中より出土した砥石 (96)で ある。

S K213上坑 (第 142図、遺物図版24、 写真図版108。 226)

赤24A区北半部東谷頭上、ⅧC-5eグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。本遺構は平成10年 に行

われた試掘調査のT28ト レンチにおいて本遺構の西半分が検出されている。平面形・規模は楕円形状を呈し、

開口部径214× 155cm、 底部径210× 154cmを 測る。壁は東壁は外傾し、それ以外の壁はオーバーハングない

し鋭角的に立ち上がる。壁高は17～ 74cmを 測る。埋土は10層 に細分され、上位はにぶい黄色土・黒色土、

中・下位は灰黄褐色土主体の人為堆積で埋土中位には焼土と礫が投げ込まれている。底面は概ね平坦である。

遺物は土師器片が小袋 1/2袋分、羽日片が 2点 と鉄津が出土している。このうち掲載した遺物は埋土中

より出上した土師器奏 2点 (266。 267)で ある。

S K215土坑 (第143図、写真図版108)

赤24A区南半部、ⅧC-4jグ リッドに位置 し、Ⅳ層上面で検出された。 S D23溝跡 と重複関係にあり、

本遺構が S D23溝跡に切られていることから、 S D23よ りも古い遺構である。推定される平面形は楕円形状

を呈し、残存部分の規模は開口部径115× 101cm、 底部径88× 76cmを測る。断面形は皿状を呈し、深さは

1lC皿 を測る。埋土は 2層 に細分され、上位は黒色土、下位は暗褐色土を主体 とした自然堆積である。底面

は概ね平坦である。遺物は出土しなかった。

S K223土坑 (第 143図、遺物図版92・ 122、 写真図版108・ 280・ 303)

赤24B区北半部、ⅧC-3sグリッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。 S B08と P37と 重複関係にあり、

同遺構に切 られている。平面形・規模は円形を呈し、開口部径155× 153cm、 底部径 150× 149cmを 測る。壁

は鋭角的に立ち上がる。壁高は97～ 121cmを 測る。坦土は13層 に細分され、上位は黒褐色土、中位はにぶい

黄褐色土、下位は黒色土を主体とした人為堆積である。底面は概ね平坦である。

遺物は土師器片が 3点、石製品が 3点 (砥石 2点、磨石 1点 )、 鉄製品が 1点出土 している。このうち掲

載した遺物は埋土中より出土した磨石 (109)、 砥石 (110)、 錫杖状鉄製品 (87)で ある。

S K224上坑 (第 143図、遺物図版25'122、 写真図版109・ 226・ 303)

赤24B区北半部、ⅧC-3rグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。平面形・規模は円形を呈 し、開口

部径198× 180cm、 底部径150× 138cmを 測る。壁は下半部は鋭角ないしオーバーハング気味に、上半部は外

傾 して立ち上がる。壁高は90～ 112cmを 測る。埋土は13層 に細分され、上位は黒色土、中位はにぶい黄褐色

土、下位は黒色土系を主体とした自然堆積である。底面は概ね平坦である。

遺物は土師器片が 7点、羽口片が 3点、鉄製品が 3点 (棒状 2点・錫杖状 ?1点)と 鉄滓が出上し、掲載
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SK215

A  H=606m

SK215
1.10YR2/2(黒 褐)し まりやや有、粘性有、黄

褐色土混入
2.10YR3/4(暗 褐)し まりやや有、粘性有、黄

褐土・炭含む

SK224

―全―H=553m

SK223

A

A H_551m

SK223
1.10YR3れ (暗褐)しまり有、粘性無、炭少量
2 10YR5/3(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無、マサ土混入
3 10YR4/6(褐 )し まり極有、粘性少し有、炭含む
4.10YR7/4(に ぶい責橙)し まり有、粘性無、黄褐土・炭含む

::経 影 剣 :封壌 矧 慶 ′獄 雑 殻 講 寵 ゴ 溶 怠
む

7 10YR5/3(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無、マサ土混入
8.10YR7/4(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無、黄掲色土 炭含む
9 10YR4/4(掲 )し まり有、粘性無、炭少量
10.10YR4/4(褐 )しまり有、粘性無
11 10YR5/3(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無、マサ土混入
12.10YR7れ (にぶい責橙)し まり有、粘性無、黄褐色土・炭含む
13.10YR5/6(黄 褐)し まり有、粘性無、黄褐色プロック・炭含む

SK225

0            1m

8

B

A

B

】:奨浮移″(眉規1卦ツガ轟が簡 に`ぶヤ域色土・炭含

ユ:!I¥登貌1に選状蓑擢此まη客t態控難`旋マサ土混、黄褐土含

'i!試

墨擁8:ぶ状萎綴慶′織韓桂毅長イ寺季全巻懸含む
3 10YR5/3(1こ ぶい責褐)し まり有、粘性無、マサ土含、炭少量

盈 II予彫 ;縫 君デ惑
gtt「

亀癌巣Ⅲ錠答と

マサ土混入、炭少量

11 10YR6/3(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無、炭 マサ土含む

そ器影二罐ギど斬礫碁P純辮数羹:長鈴銘
SK225
1 10YR4/3(に ぶい黄掲 )

2 10YR6/4(に ぶい黄働
3 10YR6/3(に ぶい黄橙 )

4.10YR7/4(に ぶい責橙 )

5。 10YR6/4(1こぶい黄橙 )

Ｂ

一　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

Ｂ

一

A

A
H=552m

む
量
　
む

含
多
　
含

難
坤

　
動

量
焼

焼
　

焼

少

・

・

炭

炭

炭
　

炭

無

無
無
無

無

糾
縦
継
縦
雑

有
有
有
有
有

第143図  SK215。 223～225土坑
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した遺物は埋土中出上の棒状鉄製品 (88・ 90)と 錫杖状鉄製品 ?(89)と 土師器奏の底部破片 (279)で ある。

S K225土坑 (第 143図 、遺物図版92、 写真図版109。 280)

赤24B区北半部、ⅧB-2qグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。 S K226・ 227と 重複関係にあ り、

本遺構が S K226・ 227を 切っている。平面形・規模は円形を呈 し、開口部径149× 148cm、 底部径120× 119cm

を測る。壁は鋭角的に立ち上がる。壁高は50～92cmを 測る。埋土はにぶい黄褐色土を主体とした自然堆積

を呈し5層 に細分された。底面は概ね平坦である。

遺物は土師器片 4点、磨石 2点が出土し、掲載した遺物は坦土中出土の磨石 (111)である。

S K226土坑 (第 144図 )

赤24B区】ヒ半部、ⅧB-3qグ リットに位置し、Ⅵ層上面で検出された。 S K225。 227と 重複関係にあ り、

S K225・ 227に切 られている。平面形・規模は西半分をS K225。 227に 切られているためはっきりしないが、

残存部分から開口部径約272cm、 底部径約260cmを 測ることから、一辺約2.7m前後の円形を呈するものと思

われる。壁は外傾 して立ち上がる。壁高は35～47cmを 測る。埋土は淡黄色系土を主体とした人為堆積を呈

し3層 に細分された。底面は概ね平坦である。遺物は出土しなかった。

S K227土坑 (第 144図、遺物図版92、 写真図版109'280)

赤24B区北半部、ⅧB-3qグ リッドに位置 し、Ⅵ層上面で検出された。 S K225。 226・ 228と 重複 し、

S K226。 228を切 り、 S K225に切 られている。平面形・規模は方形状を呈 し、開口部199× 170cm、 底部

165× 154cmを 測る。壁は外傾 して立ち上がる。壁高は36～ 51cmを測る。埋土は 5層 に細分され、上位は淡

黄色土、中位は暗褐色土、下位は淡黄色土を主体とした人為堆積である。底面は概ね平坦である。

遺物は土師器片と埋土より砥石 (112)が 出上した。

S K228土坑 (第 144図、写真図版109)

赤24B区北半部、ⅧB-3pグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。 S K227と 重複関係にあり、同遺

構に切 られている。平面形・規模は円形を呈し、開口部径136× 134cm、 底部径131× 128cmを 測る。壁は外

傾 して立ち上が り、壁高は西側で16cmを 波1り 、東側に向かうにつれて低 くなっていく。埋土は 2層 に細分

され、にぶい黄褐色土を主体 とした自然堆積である。底面は概ね平坦で、壁面際に幅10～ 17cm、 深さ 8～

10cmの周溝が検出された。遺物は出土しなかった。

S K229土坑 (第 144図、遺物図版25、 写真図版109。 226)

赤24B区北半都、ⅧB-3pグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。平面形・規模は楕円形状を呈 し、

開口部径86× 64cm、 底部径78× 46cmを測る。壁は外傾 して立ち上がる。壁高は14～21cmを測る。埋土は

にぶい黄色土の単層で、自然堆積を呈する。底面は概ね平坦である。

遺物は掲載した土師器奏 (280)が出土した。

S K230土坑 (第 144図、遺物図版92、 写真図版109・ 280)

赤24B区北半部、ⅧB-2pグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。 S K231・ P15と 重複関係にあ り、

P15に切 られ、 S K231を 切っている。平面形・規模は方形を呈 し、開口部177× 176cm、 底部163× 150cmを

測る。壁は鋭角的に立ち上がる。壁高は57～ 59cmを測る。埋土は 5層に細分され、にぶい黄橙色を主体 と

した自然堆積である。底面は概ね平坦である。

遺物は土師器片が 2点、砥石が 1点出土し、掲載した遺物は埋土出上の砥石 (113)である。

S K231土坑 (第 144図、写真図版109)

赤24B区北半部、ⅧB-2pグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。 S K231と 重複関係にあり、同遺
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SK226

A
H‐548m

SK227
1.25Y8/4(淡 黄)し まり有、粘性無
2 ЮYR5れ (に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、炭・焼土粒含む
3 10YR7/6(明 黄tP」)し まり有、粘性無、にぶい黄褐色土含む
4.10YR3//4(暗 褐)し まり有、粘性無、炭・焼土粒混入
5 25Y8/4(淡 黄)し まり有、粘性無

SK226
6 25Y8/4(淡 黄)し まりやや有、粘性無
7 10YR4/2仮 黄褐)し まり有、粘性無、炭・焼土粒少量
8 25Y7/4(浅 責)し まり極有、粘性無、炭微量

SK230
1,10YR6/4(に ぶい黄橙)し まりやや有、粘性無、マサ土混入、炭含む
2 25Y8/3(淡 黄)し まりやや有、粘性無、にぶい黄橙色土混入
3.10YR6/4(に ぶい黄橙)し まりやや有、粘性無、炭少量
4.ЮYR6れ (にぶい黄橙)し まりやや有、粘性無、災少量
5 25Y8/3(淡 黄)し まりやや有、粘性無、にぶい責橙色土混入

SK228

A
――― H‐ 548m

SK228
1 25Y7/4(浅 黄)し まり有、粘性無、災少量
2 10YR5/3(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無、炭含む

SK231
1 10YRν 3(にぶい黄褐)し まり有、粘性無、炭有

SK229

A  H=546m

SK229
1 25Y6/4(に ぶい黄)

しまりやや有、粘性無、
マサ土・炭含む

SK231

A~~~H望 551m

A B
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界 144図  SK226～231土坑
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構に切 られているため、西壁の一部を消失しているが、平面形は円形を呈するものと思われ、残存する規模

は開口部径 141× 121cm、 底部径130× 116cmを浪1る 。壁は外傾 して立ち上がる。壁高は 2～ 5cmを測る。

埋土はにぶい黄褐色土の単層で自然堆積を呈する。底面は概ね平坦である。遺物は出土しなかった。

S K232土坑 (第 145図、遺物図版25、 写真図版110・ 226)

赤24B区】ヒ半部、ⅧB-lo。 lpグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。平面形・規模は円形を呈し、

開口部径155× 152cm、 底部径133× 128cmを 測る。壁は鋭角的に立ち上がる。壁高は50～ 63cmを 測る。埋

土は2層 に細分され、にぶい黄橙色を主体 とした自然堆積である。底面は概ね平坦で、底面中央に径73×

63cm、 深さ15cmの ピットが検出されている。

遺物は土師器片 2点、羽口片 1点 と鉄津が出上し、掲載 した遺物は埋土出上の土師器甕 (281)で ある。

S K234土坑 (第 145図、写真図版110)

赤24B区北半部、ⅧB-lpグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。平面形・規模は楕円形を呈 し、開

田部径130× 120cm、 底部径106× 93cmを測る。壁はタト傾 して立ち上がる。壁高は26～ 39cmを 測る。埋土は

3層 に細分され、上位は黒色土、下位はにぶい黄褐色土を主体とした自然堆積である。底面は槻ね平坦であ

る。遺物は土師器片が 7点出土している。

S K 235土坑 (第 145図、写真図版110)

赤24B区北半部、ⅧB-3pグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出した。平面形・規模は円形を呈 し、開口部

径198× 180cm、 底部径178× 167cmを 測る。壁は鋭角的に立ち上がる。壁高は西側で98cm、 東側で 2cmを

測 り、東に行 くにつれて低 くなる。埋土は 9層に細分され、上位はにぶい黄褐色土、中位は暗褐色土、下位

はにぶい黄褐色土主体の自然堆積である。底面は概ね平坦である。遺物は出土しなかった。

S K239土坑 (第 146図、遺物図版25、 写真図版HO。 226・ 326)

赤24B区西斜面、ⅧB-lsグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。 S1135'S X 144Bと 重複関係

にあり、これらの遺構を切っている。よって新旧関係は (新)S K239→ S1135→ (十 日)S X 144Bである。

平面形・規模は隅丸方形状を呈 し、開日部157× 143cm、 底部141× 130cmを 測る。断面形は深鍋状 を呈 し、

深さ57～61cmを測る。埋土は自然堆積を呈し9層 に細分されたが、 3層 は最大厚 9cm、 範囲約119× 71cm

の貝層が形成されていた。貝層はイガイを主体としており、廃棄単位として 7層 を識別した。

遺物は土師器片が小袋 1/2袋分と鉄津が出土 している。掲載した遺物は埋土中より出土 した土師器甕

(282)である。なお貝類の詳細は第二分冊を参照して頂きたい。

S K240土坑 (第 145図、写真図版111)

赤24B区】ヒ半部、ⅦB-20qグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。西側斜面の崩落によって西壁の

大半を消失しているが、平面形・規模は楕円形を呈 し、開口部径183× 155cm、 底部径123× 122cmを 測る。

壁は外傾 して立ち上がる。壁高は東壁で61cmを 測 り、北・南壁は西に向かうにつれて低 くなっていき、西壁

は斜面の崩落によって立ち上がりが微妙に残るのみである。埋土は 3層 に細分され、にぶい黄橙色を主体と

した自然堆積である。底面は概ね平坦である。遺物は出土しなかった。

S K242上坑 (第 147図、写真図版111)

赤24B区北半部、ⅧB-2nグリッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。平面形・規模は不整な略円形状を

呈し、開口部径207× 185cm、 底部径203× 186cmを 測る。壁は鋭角的に立ち上がる。壁高は38～95cmを 測

る。埋土は 8層 に細分され、上位はにぶい黄褐色土、下位は黒褐色土系を主体とした自然堆積である。底面

は概ね平坦である。遺物は土師器片が 3点出土している。
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BBA

B

SK232

A~~~H‐ 554m

SK234

A
H章554m

SK234
1.10YR2/1(黒 )し まり有、粘性無、炭少量
2 10YR6/4(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無、マサ土混入
3.10YR5/4(1こ ぶい黄褐)し まり有、粘性無、炭含む

SK240
1 10Y驚ゑ (にぶい黄栓)しまり有、粘性無、炭含む
2 10YR6/4(に ぶい黄橙)しまり有、粘性無
3 10YR8/3(浅 黄橙)し まり有、粘性無

SK232
1 10YR6/3(に ぶい責橙)し まり有、粘性無、炭少量
2.10Y留/3(にぶい黄橙)しまり有、粘性無、黄褐色プロック含む

B

A  E‐
54節

=生―H‐551m

界 145図  SK232・ 234・ 235。 240土坑

SK235
1,10YR4/3(に ぶい黄掲)し まり有、粘性無、浅黄色土・炭含む
2.10Y鷺/4(暗褐)し まり有、粘性無、炭・焼土粒含む
3.10YR3/3(暗褐)し まり有、粘性無、浅責色プロック、炭・焼土粒含む
4.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、浅黄色土 炭含む
5,10YR4/4(1こぶい黄褐)し まり有、粘性無
6 25Y5/3(黄 褐)しまり極有、粘性無、明黄褐色土・成含む
7 10YR4/3(に ぶい黄掲)し まり有、粘性無
8 10YR4/3(に ぶい責褐)し まり有、粘性無、浅黄色土・炭含む
9.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、浅黄色土・災含む
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SK239

A

A H_550m

a  H=弘
9m

C  H‐
弘 9m

B

B

SK239貝層

SK239
1 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、戊含む
2.10YR5/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無
3 10YR2/2(黒 褐)しまりやや有、粘性無、炭含む、貝混入 (貝 層)

4.10YR5れ (に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、マサ土・炭含む
5,10Y恥/4(にぶい黄褐)し まり有、粘性無、マサ土・濃含む
6.10YR3/2(黒褐)し まり有、粘性無、マサ土・炭含む
7.10YR3/3(暗褐)しまり有、粘性無、炭と焼土絃含む
8.10YR5海 (にぶい黄褐)しまりやや有、粘性無
9,10YR5/2(灰 黄褐)しまりやや有、粘性無、マサ土プロック含む

0            1m

SK239貝 層
1 10YR6/3(1こぶい黄橙う しまり有、粘性無、貝多 く含む (混貝土層)

2.10YR4/2(灰 黄褐)し まりやや有、粘性無 (混貝土層)

3,10YR3/2(黒褐)しまりやや有、粘性無 (純貝層)

4 10YR3/2(黒 褐)しまり有、粘性無、貝多 く含む (純貝層)

5。 10YR4/3(にぶい黄褐)しまり有、粘性無、貝多 く含む (混貝土層)

6 10YR4/3(灰 責褐)しまりやや有、粘性無 (混貝土層)

7.10YR6/3(に ぶい黄橙)し まりやや有、粘性無 (純貝層)

e H=549m

第146図  SK239土坑

b

d

f

建 ○逃

犠 ∞
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S K244上坑 (第 147図、遺物図版25。 92、 写真図版226・ 280)

赤24B区北半部、ⅧB-2oグ リッドに位置する。本遺構はS X 175床 面精査時ににぶい黄褐色土のプラ

ンを確認し精査を開始した。当初はS X 175の床面施設の可能性も考えたが、本遺構が人為堆積を呈し、 S

X175は建て替えが行われていないことから、 S X 175構築時に埋め戻されたものと判断した。よって新旧

関係は (新)S X 175→ (十日)S K 244で ある。平面形・規模は円形を呈 し、開口部径117× 105cm、 底部径

107× 93cmを測る。壁は鋭角的に立ち上がる。壁高は50～ 61cmを測る。埋土はにぶい黄褐色土を主体 とし

た人為堆積を呈し、 5層 に細分した。底面は概ね平坦である。

遺物は土師器片が 9点、石製品 1点 と鉄滓が出土した。このうち掲載した遺物は埋土中より出土した土師

器甕 (283)と 川原石 (114)である。

S K276土坑 (第 147図、写真図版111)

赤23区西側斜面下、ⅧC-11グ リッドに位置する。本遺構はS X 169精査中に北壁付近からにぶい黄褐

色系のプランを確認し精査に入った。よつて新旧関係は (新)S X 169→ (十日)S K276である。平面形・規

模は円形を呈し、開田部径224× 210cm、 底部径140× 130cmを測る。壁面は下位はやや外傾 して、上位は外

傾して立ち上がる。深さは102～ 128cmを 測る。埋土は 9層 に細分され、にぶい黄色土系を主体とした人為

堆積である。底面は概ね平坦で、中央に径55cm、 深さ20cmの 円径のピットを検出している。

遺物は土師器片が 8点出土している。

S K277土坑 (第 147図、写真図版111)

赤23区北半部、ⅧC-5pグ リッドに位置する。本遺構はS1130床面精査中にプランを確認し精査に入っ

た。新旧関係は (新)S1130→ (十日)S K277で ある。平面形・規模は円形を呈し、開口部径133× 124cm、 底

部径116× Hlcmを測る。断面形は深鍋状を呈し、深さ89cmを 測る。埋土はにぶい黄色土を主体とした人為

堆積で 9層 に細分された。底面は概ね平坦である。遺物は出土しなかった。

S K278土坑 (第 148図、遺物図版22。 120、 写真図版111・ 224。 302・ 316)

赤23区北半部、ⅧC-5pグリッドに位置する。本遺構はS1130床面精査中に暗褐色のプランを確認し精

査に入った。新旧関係は (新)S1130→ (旧)S K278である。平面形・規模は楕円形状を呈 し、開田部径

164× 131cm、 底部径128× 119cmを 測る。壁面は下半部が内湾気味に立ち上が り、上半部はタト傾している。

深さは約121cmを 測る。埋土は 7層 に細分され、暗褐色とにぶい黄色上が互層に堆積した人為堆積である。

底面は概ね平坦である。

遺物は坦土中より上師器片が 1点、鉄製品が 1点出土している。このうち掲載した遺物は埋土中位より出

土した土師器奏 (237)と 棒状鉄製品 (66)である。

S K279上坑 (第 148図、写真図版111)

赤23区北半部、ⅧC-4oグ リッドに位置する。本遺構はS K 133B床面精査中にぶい黄橙色のプランを

確認し精査に入った。新旧関係は (新)S K 133B→ (十 日)S K279で ある。平面形・規模は精円形状を呈し、

開口部径159× 132cm、 底部径111× 79cmを 測る。断面形は皿状を呈し、深さは29cmを 測る。埋土はにぶい

黄色土を主体とした人為堆積である。底面は概ね平坦である。遺物は出上しなかった。

S K280土坑 (第 148図、写真図版111)

赤23区西側斜面下、ⅧC-2mグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。本遺構はS K 131A東壁面精

査ににぶい黄橙色のプランを確認し精査に入った。検出当初は底部付近に焼土を確認していたことから掘 り

込みのある炉跡として精査を行ったが、現地性の焼土が遺構内から確認されなかったことから土坑であると
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SK242

A H=541m

SK242
1.10YRν 3(暗褐)しまりやや有、粘性少し有、炭含む

2.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、責褐色土混入

3.10YR5/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無

4 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、黄褐色土混入

::認¥登溌雁qゝ姜箔ヤt要写ゃ輩砦?薙荏基芦萎亀巷竪食入
7.10YRν 3(暗褐)しまり有、粘性少し有、炭少量

8.10YR17/1(黒 )し まり有、粘性少し有、炭少量

SK276

A
――― H‐603m

0            1m

SK244

A H=549m

SK244
1 10YR4/3(に ぶい黄褐)

2 10YR6/3(に ぶい黄栓)

3.10YR5/3(に ぶい責褐 )

4.10YR6/3(に ぶい黄橙 )

5,lllYR5/3(に ぶい責褐 )

SK277

A

A H=65_3m

SK277
1.10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり極有、粘性無、明黄褐土混入、炭微量

2.10YR3/4(暗 掲)しまり極有、粘性やや有、黄褐ブロック混、炭徴量

3.10YR4/6(褐 )し まり極有、粘性やや有、黒褐色ブロック混入

4 10YR5/6(黄 褐)し まり極有、粘性やや有、明黄褐色土混入

5,10YR4/4(褐 )し まり極有、粘性有、明黄褐色土少量、炭微量

6 10Y恥/4(に がい黄褐)し まり極有、粘性やや有、明黄褐色土混入

な:器ミ説‖武要棚慶解 錦魏色笏舒茂縫

SK276
1 10YR6/6(明 黄褐)し まり有、粘性無、庚微量、焼土極少量
2 10YR4/4(褐 )し まり有、粘性少し有、にぶい黄褐色土・炭含む

ユ:器 騒 8:鐵壌 紹 慶 η薯:嘉と穂←挽 鍵 ?警汀機多 く含む

5,10YR5/6(黄 褐)し まりやや有、粘性少し有
6 10Yお/4(にぶい黄掲)し まりやや有、粘性無、にぶい黄橙土 炭含む

7 10YR5/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無
8.10YR3/2(黒 褐)し まりやや有、粘性無、炭多 く含む
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第147図  SK242・ 244・ 276・ 277土坑
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SK278

A H=656m

SK278
1.10YR3/3(暗 掲)しまり有、粘性無、黄褐土混、炭含
2 10YR7/4(に ぶい黄橙)し まり極、粘性無、

黄褐色土多、炭少量

二:II予岳溌雁憬士、姜痛!挽サ砦↑ヽ種緑争
土・炭多

明黄褐色土・炭少量
5 10YR3/2(黒 褐)しまり中、粘H/」 、ヽ

明黄褐プロック少、炭多
6 ЮYR7/4(に ぶい黄橙う しまり極、粘性無、

明黄褐プロック・炭少
7.10YR7/6(明 黄褐)しまり極、粘性小、黄橙色土少、炭含

SK279

SK280

A
――――H‐613m

SK283

A

A

B

A H=vi7m           B

SK283
1.10YR6/4(1こ ぶい黄橙 )

しまりやや有、粘性無、炭含む

SK280
1 10YR6/4(1こ ぶい黄栓 )

しまり,粘性有、明黄褐色土 マサ土含
2.25Y8/3(淡 黄)し まり有、粘性無
3 10YR4/4(褐 )し まりやや有、

粘性少 し有、炭少量

７

生
A

A
――― H‐ 64つm

SK282
1 10YR2/2(黒 褐)しまりやや有、粘性無、炭含

::器謗 l武壌綴慶

`暮

:毎桂錬←捲瀑煮蟹着皇巻窓少量

ξ:認璃篭そt藤状婁制しま′奪鷺著倖難桂燥Fい黄褐色土含む

往発Y轟《便魏 む窒暑有、粘性無、マサ土混入
な:II¥誕だ1に蚕とt萎宿;しまη卓専客i難権無`炭少量

亀:認璃繋究8:蚕状喜懲慶η署:霧桂無1簑掲笙雀彙、炭少量

B A~ H=552m

第148図  SK278～ 280・ 282・ 233土坑

-268-

0            1m



判断した。新旧関係は (新)S K 131A→ (旧 )S K280である。西半部を消失しているが、推定される平面

形は長楕円形状を呈し、残存部分の規模は推定で開口部径124× 61cm、 底部径95× 48cmを測る。断面形は

鍋状を呈し、深さ約50cmを 測る。埋土はにぶい黄橙色土を主体とした自然堆積である。底面は概ね平坦で

ある。遺物は出土しなかった。

S K282上坑 (第 148図、写真図版112)

赤24B区北半部、ⅧB-3s・ 3tグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出した。当初小型の工房跡と考え精査

を開始したが、床面から炉跡が検出されなかったことから大型の土坑と判断した。また、S N54と S B081こ

切られていることから、新旧関係は (新)S N54・ S B08→ (十日)S K282である。平面形・規模は楕円形を呈

し、開口部径264× 239cm、 底部径253× 217cmを 測 り、北壁に62× 91cmの 方形状の張 り出しを持つ。壁は

鋭角的に立ち上がる。壁高は118～ 141cmを測る。埋土は10層 に細分され、上位は黒褐色、中・下位はにぶい

黄褐色土を主体とした自然堆積である。底面は概ね平坦で、張 り出し部との比高差は15cmを 測る。また、

張り出し部が別遺構である可能性も考え精査を進めたが、断面観察から壁面の立ち上がりは認められなかっ

たので、一連の遺構であると思われる。遺物は土師器片が 1点 と鉄淳が出土した。

S K233上坑 (第 148図、写真図版112)

赤24B区北半部、ⅧB-20oグリッドに位置し、Ⅳ層上面で検出された。S K 138に 南半分を切られてい

るため全容は不明だが、平面形は円形を呈するものと思われ、規模は残存部分で開口部径90× 75cm、 底部

径60× 59cmを 測る。壁は外傾 して立ち上がる。壁高は9～ 1lcmを 測る。埋土はにぶい黄褐色土の単層で、

自然堆積を呈する。底面は概ね平坦である。遺物は出土しなかった。

S N15炉跡 (第 149図、遺物図版68、 写真図版254)

(島原 )

F区赤23区 ほぼ中央の西斜面、ⅦD-9fグ リッドに位置し、検出面はⅣ層である。西谷側が崩落してい

ることと、隣接するS148の煙出し穴部の検出の際周囲を削平してしまい全容は不明となっている。掘 り込

み部分の平面形は円形基調をなすと思われ、規模は開口部約90× 70cm前後、底部約80× 60cm前後と推浪1さ

れる。残存する東壁は外傾 して立ち上が り、壁高は約25cmを測る。埋土は黄褐色～黒褐色系の 3層 で自然

堆積と思われる。底面は斜面下にやや傾斜し、西側部分に約60× 30cm、 厚さ4～5cmの焼土が広がる。色調

は橙色系で締まりは強くない。炭窯の可能性も考えられたが、以上の観察と炭化物及び炭化物層が認められ

ないことから炉跡と判断した。遺物は底面から羽口 (91)が直立した形で出土した。

S N33・ 35・ 37炉跡・S N36焼上遺構 (第 149図、写真図版112)

(赤石)

赤23区北半部、ⅧC-4mグ リッドに位置する。これら4基の遺構はS176の 埋土中位を精査中に黒色も

しくは淡黄色土プランと焼上の広がりを確認し順次精査に入った。状況から見て同遺構が完全に埋まりきる

前の窪地にこれらの炉跡・焼土遺構を構築したものと思われるが、本遺跡の他の炉跡と比較 してみると掘 り

込みが小規模で焼土の形成があまいことから、人為的に掘 り込み炉を構築したというよりはS176が完全に

埋まりきる前の窪地の凹部分を利用して炉にしたか、 S176が人為堆積を呈することからみて、炉というよ

りはただ単に熱を持った何かを窪地に廃棄した可能性も考えられるが推測の域を出ない。少なくともS176

より新しい遺構であることは確かである。

S N33は 上記のような検出状況であつたために、南半部を掘 りすぎてしまったが、平面形は楕円形状を

呈するものと思われ、規模は残存部分で開田部径26× 20cm、 底部径16× 14cmを 測る。断面形は半円状を呈

し、深さ1lcmを測る。埋土は上位は灰黄褐色土、中・下位は黒色土を主体とした人為堆積を呈し、壁面に厚

さ5cmの焼土が形成されている。遺物は出土しなかった。
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習 協 YR7た くにぶい黄橙)しまりやや有、粘性無

2.10YR7/6(明 黄褐)しまりやや有、粘性やや有

3 10YR3/3(暗褐)しまりやや有、粘性無

4 5YR8/3(洪 橙)しまりやや有、粘性無

SN37

B

BA

SN34
1,5YRプ6(暗赤褐)焼土

2.5YR5/8(明 赤褐)焼土
3.5YR6お (橙)焼土

A  H=649m

SN54

A H_5Ы
Эm

B

B

A

A

A
――一H=5811m

SN54
1 5Y馳 /6(赤褐)焼土

S受 4ヾ5
1.5YR6/4(に ぶい橙)焼土

A H_648m

SN33
1.10YR「D//2(灰黄褐)

しまりやや有、粘性無
2 10YR1 7/1(黒 )

しまり少し有、粘性無、炭の層

3.5YR5/6(明 赤4FJ)

焼土

SN36

A_H_649m

SN36
1.5YR6/4(に ぶい橙)焼土

0            1m

第149図  SN15・ 33・ 35'37炉跡 。SN34・ 36・ 45・ 54焼土遺構

SN37
1.25Yν 4(淡責)し まりやや有、粘性無、炭含む

2 10YR7/6(明 黄褐)しまり極有、粘性無
3.10YR17/1(黒 )しまり少し有、粘性無
4 5YR6/4(に ぶい橙)焼土

SN34

A

A  H=648m B

SN35
1 25Y8/4(淡 黄)しまりやや有、粘性無、炭含む

2.10YR17/1(黒 )しまり少し有、粘性無
3 5YR6/8(橙 )焼土
4.5YRν4(1こ ぶい橙)焼土

B

B
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S N35は平面形・規模は方形を呈し、開口部50× 45cm、 底部42× 39cmを測る。断面形は鍋状を呈し、深

さ12cmを 測る。埋土は淡黄色を主体 とした人為堆積を呈 し、底面を中心に長軸46cm、 短軸27cmの不整形

状を呈する厚さ9cmの にぶい橙色焼土が形成されている。遺物は出土しなかった。

S N36は平面形は精円形を呈し、規模は37× 31cmで ある。厚さは3cmを測 り、にぶい橙色の堅 く締まっ

た現地性の焼土である。遺物は出土しなかった。

S N37は平面形・規模は楕円形を呈し、開口部径26× 20cm、 底部径10× 9cmを 測る。断面形は鍋状を呈し、

深さ5cmを 測る。埋土は淡黄色を主体とした人為堆積を呈し、壁面を中心に厚さ3cmの にぶい橙色焼土が形

成されている。遺物は出土しなかった。

S N34焼土遺構 (第149図 )

赤23区北半部、ⅧC-4oグ リッドに位置し、Ⅳ層上面で検出された。平面形は不整形を呈し、長軸28cm、

短軸26cm、 厚さ6cmを 測る。橙色の堅く締まった現地性の焼土である。遺物は出土しなかった。

S N45焼土遺構 (第149図 )

赤24A区北半部、ⅧC-4dグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。 S1115検出時に同遺構の埋土上

面で本遺構が検出されたことから、 S1115よ り新 しい。平面形・規模は52× 43cmの楕円形状を呈し、厚さ

7cmを測る。にぶい橙色の堅く締まった現地性の焼土である。遺物は出土しなかった。

S N54焼土遺構 (第 149図、写真図版316)

赤24B区南半部、ⅧC-3tグリッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。 S K282検 出時に同遺構の埋土上

面で本遺構が検出されたことから、 S K282よ り新 しい。平面形は不整形を呈 し、長軸56cm、 短軸31cm、

厚さ6cmを測る。赤褐色の堅く締まった現地性の焼土である。遺物は検出面で鉄滓を出土した。

S N55炉跡 (第 150図、写真図版112・ 316)

赤24B区南半部、ⅧC-4cグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。 S K 137と 重複関係にあり、同

遺構を切っている。北東斜面の崩落によって北東壁の一部を消失しているが、平面形は隅丸方形状を呈する

ものと思われ、規模は残存部分で開口部160× 132cm、 底部144× 92cmを測る。断面形は鍋状を呈し、深さ

36cmを測る。埋土は上位は黄褐色土、中位はにぶい黄褐色土、下位は暗褐色土を主体とした自然堆積を呈

し、底面中央付近を中心に44× 40cmの 楕円形状を呈する厚さ4cmの焼土が形成されている。

遺物は土師器片が 3点出土している。

S N66炉跡 (第150図 )

赤24B区南半部、ⅧC-3cグ リッドに位置する。前述の通 り、本遺構はS X 134'S W106と 重複関係に

あり、これらの遺構を切っている。新旧関係は (新)S N56→ S W106→ (旧 )S X 134で ある。平面形・規

模は楕円形を呈し、開口部径154× 122cm、 底部径150× 104cmを 測る。断面形は深鍋状を呈し、深さ42cm

を測る。埋土はにぶい黄掲色土を主体とした人為堆積を呈し、底面中央付近を中心に52× 48cmの精円形状

を呈する厚さ2cmの焼土が形成されている。遺物は出土しなかった。

S N57炉跡 (第150図 )

赤24B区南半部、ⅧC-3cグ リッドに位置する。前述の通 りS X 134・ S W105と 重複関係にあり、同遺

構等に切 られている。平面形・規模は方形を呈し、開口部径159× 128cm、 底部径140× 93cmを 測る。断面形

は鋼状を呈 し、深さ33cmを測る。埋土は上位は黄褐色土、下位は暗褐色土を主体 とした自然堆積を呈し、

底面中央を中心に44× 40cmの精円形状を呈する厚さ5cmのにぶい橙色の焼土が形成されている。

遺物は出土しなかった。                                 (島 原)
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餞

SN55

H‐ 561m

SN55
1 25Yν 3(黄褐)し まり有、粘性無、淡黄色プロック含、炭少量
2 10YR5/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性少し有、

暗褐色土 炭含む
3.1ばrRプ4(1こ がい黄褐)し まりやや有、粘性無
4 111YR3/3(暗 褐)し まりやや有、粘性無、炭多く含む
5.5YR7/3(に ぶい橙)焼土

A H=653m

SIT57
1.25Y″ 2(灰黄)しまりやや有、粘性無、黄橙色ブロック含む
2 10YR8/6(黄 橙)し まり有、粘性少し有、
3.10YR4/2(灰 黄掲)し まりやや有、粘性無、炭少量
4 25Y6/2(灰 黄)し まりやや有、粘性無
5 10YR2お (黒褐)しまり少 し有、粘性無、炭多 く含む

6.5YR7/4(に ぶい橙)焼土

SN56

A

H‐ 503mA

A

B

B

A

SN56
1 25Y7/3(浅 黄)し まりやや有、粘性無
2.10YR4/3(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無、炭含む
3.25Y6/3(に がい黄)し まりやや有、粘性無、炭含む
4 5YR7/4(に ぶい橙)焼土

0            1m

―

―

―

―

Ｉ

Ｌ

第150図  SN55・ 56・ 57炉跡

-272-



S D19溝跡 (第 151図、写真図版113)

F区赤23区 中央の西側斜面、ⅧD-9fグ リッドを中心にⅧD-9e・ 10e・ 10fグ リッドに跨って位置し、

等高線に平行する北一南方向に廷びる。検出面はⅥ層上面である。検出された規模は総長約 5m、 平均幅約

80cmを 測る。壁は外傾して立ち上が り、深さは斜面上方の東狽Iで約10～ 30cmを 測るが、斜面下方の西側で

は遺存しない。坦土は北側では明黄褐色土の単層で、中央から南側にかけては褐色土と壁の崩落による責褐

色土の自然堆積である。底面は堅 くしまる。以上において溝跡と判断したが、平面形・規模からは炭窯の可

能性も考えられる。遺物は出土しなかった。

S D20溝跡 (第 151図、写真図版113)

(小林 )

赤23区北半部、ⅧC-4k'41・ 5k・ 51グ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。尾根東側肩部と平

行する形で尾根を縦断 し、総長13.4m、 幅0,88～ 1.38mを測る。横断面形は浅い皿形を呈 し、深さは 4～

16cmを 測 り、北側に向かうにつれて深 くなっていく。埋土は上位は黒褐色土、下位は黄褐色系の自然堆積

である。底面は概ね平坦で締まっている。遺物は出土しなかった。

S D22溝跡 (第 151図、遺物図版24、 写真図版113・ 226)

赤24A区南半部、ⅧC-2～ 4gグ リッドに位置し、検出面はV層上面である。本遺構はS194Bと 重複

関係にあり、同遺構を切る。等高線に直交する形で尾根を寸断し、総長18,9m、 幅1.4～ 1.7mを 測る。横断

面形は浅い皿形を呈 し、深さは17～20cmを 測 り、尾根上で深 く、斜面下に向かうにつれて浅 くなっていく。

埋土は黒褐色土単層の自然堆積である。底面は概ね平坦で締まっている。

遺物は土師器片が 6点、磨石が 1点 と鉄津が出土し、掲載した遺物は埋土出土の土師器奏 (268)である。

S D23溝跡 (第 152図 )

赤24A区南半部、ⅧC-5jグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。本遺構はS K215と 重複関係に

あり、同遺構を切る。平面形はほぼ直線状を呈し、規模は総長2.54m、 幅70cmを測る。横断面形は浅い皿

形を呈し、深さ 6～ 8cmを測る。埋土は上位に黒褐色土、下位に褐色上の自然堆積である。底面は概ね平

坦で締まっている。遺物は出土しなかった。

S D24溝跡 (第 152図 )

赤24A区南半部、ⅧC-5,グ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。平面形は緩い弧状を呈し、規

模は総長5。 lm、 幅58～ 70cmを測る。断面形は逆台形状を呈し、深さ28～45cmを測る。埋土は褐色系土主体

の自然堆積を呈する。底面は概ね平坦で締まっている。遺物は土師器片が 3点出土した。

S D25溝跡 (第 152図、写真図版113)

赤24B区北半部～赤25B区、ⅧB-3q・ rグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。 S X 140と 重複

関係にあり、同遺構に切 られている。東側斜面の崩落によって、残存状況は不良で、本来連続してあつたと

推浪1さ れる中央部分が消失してしまっている。等高線と平行する形で尾根東側肩部付近を縦断しており、総

長17.4m、 幅0.40～ 1.00mを 測る。横断面形は浅い皿形を呈 し、深さは最大14cmを 測る。埋土は暗褐色土の

単層で自然堆積を呈する。底面は概ね平坦で締まっている。遺物は出土しなかった。

また、 S D20・ 22～25は立地状況・規模等から一連の遺構 と考えられ、道路状遺構の可能性が想定される。

S B07掘立柱建物跡 (第 153図 )

赤24B区北半部、ⅧB-2pグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。前述の通 り本遺構が構築され

た際に削平・整地が行われたとすれば、現況での直接的な重複関係は認められないが、状況から見てSKI

28よ り新 しい遺構であると推測される。 2間 (3.82m)× 1間 (2.56m)の南北棟建物跡である。長軸方向は
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SD20

A

A

A H=714m

0               加

―

DC H‐ 7■2m

FE H‐ 713m

BA H‐ 572m

B     C H‐ 65 81n        D

SD20
1 10YR3/2(黒 褐)し まりやや有、

粘性やや有
2 10YR4/4(褐 )し まり有、

粘性やや有、明責褐色ブロック少量
3.10YR6/8(明 黄掲)

しまり有、粘性無

SD19
1.10YR6/6(明 黄褐)し まりやや有、

粘性無
2.25Y4/4(オ リープ褐)しまり欠、

粘性無
3.25Y5/4(黄 褐)し まり欠、粘性無

第 151図  SD19。 20・ 22溝跡

SD22
1 10YR2/3(黒 褐)し まり有、粘性少し有、

にぶい黄褐色土混入、庚 焼土微量

0           1m
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A H_605m

SD23
1 10YR2/3(黒 褐 )

しまりやや有、粘性無、炭含
2 10YR4/6(褐 )

しまりやや有、粘性少し有

B

B

A H‐ 3Э 4m

SD24
1.10YR4/6(褐 )しまり有、粘性少し有、

ォ

“

鶴尤,燈ふ監妻捨算をまりやや有、粘性無
ヱ:器彫:庸得性と?施種驚専署f炭・焼土含

A H=5郷 In

SD25
1.10YR3/3(暗 褐)しまりやや有、粘性無、マサ土混入

第152図  SD23・ 24・ 25溝跡

B
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W-26° 一Nである。梁行柱間が2.56m、 桁行柱間は1.76mと 208mを測るものがある。

37cm、 深さ41～57cmを 測る。遺物は出土しなかった。

S B07柱穴計測表

N0 径 (cm) 深 さ (cm) 平面形 備考

Pl 37× 31 57.2 精円形 十日Pl

P2 25× 21 41.9 円形 十日P2

P3 29× 25 49.5 円形 1日 P9

N0 径 (cm) 深 さ (cm) 平面形 備 考

Pl 37× 31 57.2 楕円形 十日Pl

P2 25× 21 41.9 円形 旧 P2

P3 29× 25 49.5 円形 十日P9

柱穴の規模は23～

N0 径 (cm) 深さ (cm) 平面形 備考

P4 28× 23 42.8 円形 十日P66

P5 42× 36 44.6 円形 十日P3

N0 径 (cm) 深 さ (cm) 平面形 備考

P4 28× 23 42.8 円形 十日P66

P5 42× 36 44.6 円形 旧 P3

S B08掘立柱建物跡 (第 153図 )

赤24B区北半部、ⅧB-3sグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。 S K223・ 282と 重複関係にあ

り同遺構を切っている。また、S K282と 重複 しているP6は調査員の不手際から平面図を取 り損ねている。

2間 (3.60m)× 1間 (1.80m)の 南北棟建物跡である。長軸方向はW-11° 一Nである。梁行・桁行 とも柱間

は1.80mを 測る。柱穴の規模は25～ 40cm、 深さ10～50cmを 測る。遺物は出土しなかった。

S B08柱穴計測表

赤24B区柱穴状土坑群 (第 154図、遺物図版92、 写真図版281)

前述の通 り赤24B区 は削平・整地されているが、この部分から柱穴状土坑が多数検出されている。これら

の柱穴状土坑は他の遺構を切っていること、削平整地されている部分からのみ検出されることからみて、竪

穴住居跡等の遺構が廃絶された後に削平整地 し、掘立柱建物跡等を構築したものと思われる。掘立柱建物跡

を構成する柱穴以外の柱穴は74基を数え、24B区 のほぼ全域にわたって分布 しているが、 S195の 南側には

遺構が全 く検出されない空白域が南】ヒ方向で約10m程あるので、空白域より北側を 1群、南側を 2群 とした。

1群からは44基、 2群から30基の柱穴状土坑が検出されている。平面形は円形・楕円形・方形などがあるが、

円形・楕円形が主体を占める。深さは 4～ 57.6cmを 測るが、規則性は認められず、また掘 り方を持った柱穴

は確認されていない。埋土は黒掲色～灰黄褐色土系の自然堆積を呈する。

遺物は土師器片が数点出土していることから古代に属する可能性が高いと思われる。またN017埋土から

鉄津が、N021埋土から土師器片が、N024埋土からは砥石 (115)が 出土している。久番のN01～ 3・ 9・ 66

は S B07、 N060～65は S B08を構成する柱穴である。
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赤24B区柱穴状上坑 1群柱穴計測表

N0 雀&(cm) 深さ (cm) 平面形 備 考

4 29× 16 19.7 楕円形

5 14× 11 楕円形

6 13× 11 楕円形

7 19× 22.8 不整形

8 36× 35 16.1 円形

41× 33 23.4 楕円形

45× 30 42.1 楕円形

18× 16 36.1 円形

30× 29 20.0 円形

47× 24 22.3 楕円形 鉄滓出土

27× 26 48.8 円形

21× 17 円形

40× 36 45。 7 円形

18× 16 円形 土師器片出土

26× 25 25.1 円形

24× 21 40,3 円形

23× 23 57.6 円形 砥石出土

30× [26] 19.2 楕円形

22× 22 32.5 円形

20× 17 40.1 楕円形

25× 23 48.9 楕円形

34× 25 57.6 楕円形

N0 径 (cm) 深さ(cm) 平面形 備考

28× 24 12.8 円形

29× 20 44.8 楕円形

42× 36 44.6 円形

23× 21 37.4 円形

22× 21 14.3 円形

40 15× 28.5 円形

26× 22 17.0 楕円形

60× 25 19.7 方形

23× 19 44.2 円形

44 18× 16 18.3 円形

18 29.8 円形

23× 16 10。 1 楕円形

18× 17 32.2 円形

25× 23 53.6 円形

20× 20 44.8 円形

20× 20 6.1 円形

35× 26 14.1 楕円形

37× 31 32。 9 楕円形

21× 18 40.1 円形

23× 23 29.0 円形

27× 18 8,8 楕円形

20× 20 36.7 円形

赤24B区柱穴状土坑 2群柱穴計測表

21× 16.0 円形

16× 16.9 円形

24× 17 24.2 楕円形

25× 18 H.4 楕円形

22× 18 11.1 楕円形

20× 13 18.6 楕円形

26× 20 15,4 楕円形

80 19× 15 16.8 円形

21× 21 33.1 円形

31× 27 8.7 楕円形

27× 23 23.4 楕円形

24× 19 15.8 円形

０
０ 21× 20 円形

25× 23 25.2 円形

33× 29 22.0 円形

22X19 26.6 円形

32× 29 円形

15× 14 4,0 円形

19× 33.7 円形

21× 20 34.6 円形

20× 15 13.2 楕円形

20× 18 37.5 円形

16× 15.4 円形

20× 18 37.9 円形

31× 23 32.5 楕円形

26× 25 29,2 円形

24× 21 43.3 円形
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②赤25区

赤25区は、F区尾根部北端に残る北東方向に延びる枝尾根 (C区 )と その南東側斜面にあたる。南東側斜

面の中央中腹には張 り出した狭小な15m四方 ぐらいの尾根平坦部 (D区)があり、この南北両側 (北A区・南

B区 )は洞状の沢地形となってお り、現況で数段の棚状の狭い平場が認められ、部分的ではあるが比較的緩

い傾斜となっている。中央中腹張 り出し平坦部の標高は42m前後である。

遺構は、竪穴住居跡27棟、工房跡16棟、竪穴状遺構 5棟、鉄生産関連炉跡13基、炭窯 7基、土坑34基、炉

跡 8基、焼土遺構 1基、溝跡 1条があり、分布状況としては、枝尾根頂部の緩斜面部とこの南東斜面の中央

中腹張 り出し平坦部と、この両側洞の棚状の狭い平場にあり、H区緑13区谷部に至る斜面下位は急傾斜をな

し、遺構は存在 しない。 (小山内 )

S1119竪穴住居跡・SX 154工房跡

(第 155。 156図、遺物図版32・ 58。 98・ 125、 写真図版114・ 231・ 247・ 285。 306)

赤25D区のⅧB-101・ m・ nグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。幹尾根中腹にある舌状の枝尾

根緩斜面の肩口に立地してお り、北東の谷側が削れている。検出時のプランは山側 1～ 2棟 と谷側 2棟の重

複と考え、ベル トを斜面に沿って山側の南と重複部、及び谷側の北に 1本ずつ、また谷狽1に斜面と直角方向

に 1本の合計 4本組んで精査を開始した。精査の過程で山側は床面が平坦であることから 1棟 と捉え、谷側

は床面に段差を伴うが埋土に切 り合いがないことからテラス状の張出しを伴う1棟と判断した。なお詳細に

ついては後述 してあるが、山側の 1棟は工房跡 (S X 154)、 谷側の 1棟は竪穴住居跡 (S1119)と 認定して

いる。

S1119は S X 154よ り新 しく重複による影響はないが、北東側 (谷側)が崩落 してお り平面形の詳細 は

不明である。残存する壁や柱穴の配列で推察するとS-89° 一Wを主軸方位 とし、南側にテラス状の張出部

を伴う隅丸方形を呈 していたと思われる。西側 (山側)の壁長は張出部を含めて6.8mあ り、南側 (張 出部)

は3.lmを 測る。壁はいずれも外傾 して立ち上がって、壁高は西側中央で60cm、 南側中央で40cmを 測 り、北

西隅の壁上に溝状の木根による攪乱部分がある。また残存部から推定すると床面積は27.0∬程度あったと思

われる。張出部は2.4× 3.lmの広さの隅丸長方形で北側床面より約 5cm高 くなってお り、西側壁寄 りには径

が約1.Omで 深さが90cmを測る筒状の (Kl)土坑を伴っている。埋土は大半がにぶい黄褐色土で床面近 くに

薄 く黒褐色土の層があり、張出し部の下層に炭を片状に含んだにぶい黄褐色土が堆積 している。床面は柱穴

を 9基 (Pl～ P9)伴っている。規模・配置から判断してP3～ P8は主柱穴、 Plo P2・ P9は副柱穴と

捉える。床面施設としては炉を 1基検出している。炉の規模は35× 55cmで不整形を呈 し焼土の厚さは5cm

あり、深さ3cm程度の窪みが見られる。窪みの坦土は少量の鍛造剥片を含んでお り足場穴や鉄砧石は検出

していないが、簡単な鍛冶を行っていたと思われる。

カマ ドは西側壁寄 りの中央に位置している。初期の段階では煙道が見 られず地床炉と捉えていたが、焼土

周辺から芯材の石と抜き取 り穴を検出し、他の地区で煙道のない原形をとどめたカマ ドを数基確認してお り、

同形態のカマ ドであると判断した。また燃焼部焼土は2つ に分かれてお り、 A・ Bの造 り替えの可能性が考え

られる。焼土はAが約50× 80cm、 Bは 30× 50cmの 規模で不整形を呈 し、厚さは 3～ 4cmを 測る。

遺物は検出面か ら土師器の発の破片 (370)が 、検出面、埋土及び張出部の土坑から鉄族 (139)、 磨石

(150。 151)や砥石 (152)及 び鍛冶津が出土している。そのほか土坑や柱穴から土師器の郭や奏の破片が数点

出土している。
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ヵと:i:lξ
l:,Pl

(32)

S1119

_▲_H=弔 3m

C H‐ 435m

S1119 Kl
lH=428m

日
∞等
＝
四
十嗣
引

o                   2m
|

S1119
1 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり中、粘性無
2.10YR6/4(に ぶい黄橙)しまり中、粘性無、炭化物微量

3 10YR6/4(に ぶい黄橙)しまり中、粘性無
4 10YR3/3(暗 褐)しまり弱、粘性無
5,10YR4/4(褐 )し まり中、粘性無
6 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり強、粘性無、炭化物微量

7.10YR7/3(1こ ぶい黄橙)し まり強、粘性無
8 10YR2/3(黒 褐)し まり中、粘性無
9 5YR6/4(に ぶい橙)しまり堅、粘性無、炭化物中量、

カマ ド内壁構築土競落

Sll 1 9カ マ ドA・B
a H‐ 427m ｂ

一

Sil呵 9カマ ドA
C H‐ 427m d

〕

Sll1 9炉

茎■ H=4261n h

f

S1119 Kl
l.10YRν 4(1こ ぶい黄褐)

しまり'粘性無
2.10YR4/3(に ぶい黄褐 )

しまり強、粘性無
3 10YR6た (に ぶい黄橙 )

しまり中、粘性無
4.10YR7/4(に ぶい責橙 )

しまり強、粘性無、砂質、マサ土多量
5,10YR7れ (にぶい黄橙 )

しまり中、粘性無、焼上、砂質、炭化物少量
6 10YR7//4(にぶい責橙 )

しまり小、粘性無、砂質

第155図  S1119竪穴住居跡

Sll 1 9カ マ ドB
e ■‐427m

ヤ     y      S1119 
炉

1 10YR2/2(黒 褐)し まり強、粘性無
2.5YR6/4(に 然い栓)焼土

S1119 カマ ドA・ B
l 10YR5/6(黄 褐)しまり強、粘性無、炭化物微量
2 10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり強、粘性無
3 10YR7/6(明 黄褐)し まり強、粘性有
4.5YR6/4(1こ ぶい橙)固い、粘性無、炭化物中量、

カマ ド内壁構築土
5.10YR6/6(明 黄褐)シル ト、しまり強、粘性無
6 10YR5//6(黄褐)し まり有、粘性やや有、

マサ土プロック多量

な:器静剤武壌凰しまη歌離舞
9  開:m

9.5YR6れ (にぶい橙)焼土

0            1m
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＝
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Ｏ

SX1 54炉 B
≦二H‐ 433m  ユ

SX154 炉B
l.10YR2/2(黒褐)

しまり強、粘性無
2 5YR6/4(に ぶい橙)焼土

0                          2m

SX154
1 10YR3/3
2 10YR7/3
3 10YR6/3
4  1CIYR6/3
5 10YR6/4
6 10YR5/4

1 10YR5/4(にぶい黄褐)

しまり小、粘性無
2.5YR6/4(1こ ぶい橙 )

焼土

無
無

無
無

無
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性
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粘
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橙
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褐

ぶ
ぶ

ぶ
ぶ

ぶ

暗

に
に

に
に

に

砂質

炭化物微量

炭化物微量

0             50cm

第156図 S�54工房跡

S X 154は S1119竪穴住居跡によって東側を切られ、北と南東側 (谷側)が崩落しており平面形と規模

の詳細は不明である。壁長は西側 (山側)の残 りが6.5m、 南側が1.4mあ り、残存する床面積は約11.5ゴ を測

る。また西側の壁は外傾 して立ち上が り、壁高は53cmあ る。埋土は上位に暗褐色土、下位ににぶい責橙色

土が堆積 し、床面近 くに粒状の炭化物を含んだ層がある。床面は壁溝 と、柱穴を 7基 (Pl～ P7)伴って

いる。壁溝は残存する壁際にあり途中2カ所で湾曲しながら切れてお り、建て替え・拡張があったと思われる。

柱穴は遺構の平面形が不明で配列の想定ができないが、規模で判断するとPl～ P3・ P6が主柱穴、 P4・

P5。 P7が副柱穴と捉える。床面からは地床炉と炉を 1基ずつ検出している。地床炉の焼土は1.0× 1.3mの

規模で不整な形状を呈し厚さは7cmを 測 り、東側が S1119に よって切 られている。

炉は南東側にあり、18× 21cmの規模で不整な楕円形を呈し、断面形は九底鍋形で深さが 5cmを 測る。埋

土から鍛造剥片を少量検出しており、簡単な鍛冶を行っていた可能性がある。

遺物は床面中央から支脚 (7)、 地床炉付近から土師器の甕破片 (9号 1/3袋)が出土している。
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S1120B竪 穴住居跡、S X 178工 房跡、S X W58鉄生産関連炉跡跡

(第 157・ 158図、遺物図版32・ 33'71・ 72・ 98・ 99・ 125。 126、 写真図版115・ 116・ 231・ 232・ 257・ 285。 286・ 306・ 321)

F区赤25(D)区のテラスから下る東側急斜面部の下方、ⅧB-12k～ 131グ リッドに位置し、検出面は

Ⅵ層である。検出時の状況から、単独の竪穴住居跡と考え精査を開始したが、約10cm程掘 り下げたところ

で焼土を検出した。その後埋土断面を観察した結果、この焼土を伴うS X 178と その下部のS1120Bの 2

棟が存在することが判った。

SX 178は、下部に存在するS1120Bの埋没過程に構築されたものと思われる。斜面下方の東側は崩落

により遺存 しないが、平面形は隅丸長方形を呈すると思われ、規模は長辺約3.6m、 短辺1.6m以上が推測さ

れる。長軸方向は等高線に平行 し、床面積は3.9だ が遺存する。壁はほぼ直角に立ち上が り、壁高は斜面上

方の西壁で最大の約60cmを 測る。埋土は 4層 に細分され、斜面上方から流入した自然堆積と思われる。床

面は概ね平坦で、北東側に地床炉が検出された。地床炉は約90× 30cmの不整形に明褐色焼土が広が り、厚

さは約 3～ 7cmを 測る。

遺物は、土器は土師器の甕形土器片が小 1袋程出土した。主なものとして、検出面出土の比390、 埋土上

位出土のNo391、 埋土中出上の血392な どがある。この他、丸棒状鉄製品が埋土上位から1点 (血154)と 鉄津

が埋土中から多量出土している。

S1120Bは、斜面下方の東側は崩落により遺存 しないが、平面形は隅丸方形を呈 し、規模は一辺約

340cmが推測される。本遺構からはカマ ドが 2基確認されており、遺存状態の良好な方をカマ ドA、 不良な

方をカマ ドBと した。主軸方位はカマ ドAではW-30° 一N、 カマ ドBで はN-8° 一Eで、床面積は6.9だ

が遺存する。壁は鋭角的に立ち上がり、壁高は約55～ 110cmを測る。埋土は11層 に細分されるが、上位の暗

オリーブ褐色系と下位のオリーブ褐色土に大別される。床面は平坦で堅 く締まり、貼床が斜面下方の東側に

施されている。床面施設として、北東側に土坑 (Kl)と 東側中央に地床炉が確認された。Klの平面形は

円形を呈し、規模は径約60cmを 測る。断面形は九底鍋形を呈し、深さは約35cmを 測る。地床炉は径約30cm

の円状に橙色焼土が広がり、厚さは lcm程度である。また、西側で径約10～20cm、 深さ7～17cm程のピッ

ト6基を確認したが、配置や形態から支柱穴と思われる。

カマ ドAは北西隅に付設している。検出時において、褐～黄褐色上の広が りと自然石数個が確認された。

天丼部の架構には自然石が用いられており、壁側と手前側に架けられているが、埋没過程で手前側のものは

崩落している。袖部にも芯材として同様に自然石数個が利用されている。これらのタト側には褐色粘土が見ら

れることから、これを貼 り付けて構築していたものと思われる。燃焼部はほぼ平坦で、径約55cmの 円形に

明赤褐色焼土が広が り、厚さは最大 5cmを 測る。煙道部は制 り貫き式で、長さ約90cm、 径約25cmを 測 り、

先端に向かってやや下 り勾配である。煙出部は径約30～40cm、 深さ135cmで、垂直に掘 り込まれている。

カマ ドBは北壁の中央に付設されているが、遺存状態は悪い。確認された燃焼部は平坦で、約40× 20cmの

楕円状に明赤褐色焼土が広が り、厚さは最大 5cmを測る。煙道部は崩落により詳細は不明だが、長さ約

125cmを測 り、先端に向かって下 り勾配である。両者のカマ ドの残存状態から、本遺構においてカマ ドBか

らAへ造 り替えが行われたものと思われる。

本遺構の床面精査時において、鍛造剥片が視認でき、また南東側に鉄砧石と思われる数個の石 (S2～ 5)

が散在していたことから鍛錬鍛冶施設の存在が考えられた。結果、遺構南東側にS XW58と付属施設と思わ

れるK2～ 6が確認された。なお検出時確認されたS2～ 5は、原位置を留めておらず、廃絶時に破脚され

た可能性が高い。これらの位置関係は、 S X W58か ら南側にK2・ 4、 南西側にK3、 南東側にK5、 北西
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SX1 78 S1120B
Д

畔

ド~ B'

日
卜
驚

＝
ｕ

SX1 78地床炉

aH=384m

SX178 地床炉
1.75YR5/6(明 褐)焼土

S1120Bカマ ドB
C H‐ 379m

S1120B カマドBS1120B カマドB

】i【踊 6(階
)品弊塩 牌

3 25Y3/3(暗 オリーブ褐)しま

4.25Y76(責褐)しまり・粘性
5.5YR5ん (明赤褐)燃焼部焼土

粘性極めてЯ
kり ・粘性有

4.25Y76(責褐)しまり・粘性欠

5.5YR5ん (明赤褐)燃焼部焼土

0            50cm

〇
|

弓判 静 認 餞 働 しまり欠、粘性やや有、明責褐色土粒少量

2 25Y73(オ リーブ褐)し まり有、粘性無
3.10YR3/2(黒 褐)し まり有、粘性無、明黄掲色土粒少量

4.10YR2/2(黒 褐)し まり有、粘性無、炭化物微量

S1120B
5.25Y4/3(オ リープ褐)しまり・粘性やや有

6.25Y4/4(オ リーブ褐)しまり。粘性やや有
7 2うY3/3(暗 オリーブ褐)しまり欠、粘性やや有

8.25Y3/3(暗 オリープ褐)しまり有、粘性やや有
9.25Y3/2(黒 褐)し まり欠、粘性やや有
10.25Yプ 4(黄褐)しまり有、粘性欠

11 25Y4/4(オ リープ褐)し まり有、粘性欠
12.25Y4/3(オ リーブ禍)し まり有、粘性欠

13.25Y4/6(オ リーブ褐)しまり有、粘性無
14.25Y3/2(黒 褐)しまり欠、粘性有
15 25Y3/2(黒 褐)し まりやや有、粘性有
16.Z5Y4/4(オ リープ褐)し まり極めて有、粘性無、貼床

17.25Y6/4(に ぶい黄)しまり有、粘性無、貼床

S1120B Kl

eH=3811m f

0           1m

S1120B Kl
l,25Y3/3(暗 オリーブ禍)しまり有、粘性欠

2 25Y3/1(黒 褐)し まり有、粘性やや有、

炭化物中量
3.25Y4/4(オ リーブ褐)しまり有、粘性無

OI

A H‐ 3,5m

d

第157図  S1120B竪穴住居跡・SXW58鉄生産関連炉跡・S� 78工房跡 (1)

〇
|
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S1120Bカ マ ドA∩
|

S11211B カマ ドA
l 10YR6/6(明黄褐)し まり有、粘性極めて有
2 10YR3/4(暗褐)し まり 粘性やや有
3.26Y4//4(オ リーブ褐)し まり・粘性欠
4.Z5Y4/6(オ リープ褐)しまり・粘性欠、

責褐色土ブロック少量
5.25Yツ 4(黄褐)し まりやや有、粘性欠
6.10YR7/8(黄橙)し まり。粘性有、

崩落構築土
7 25Y4/3(オ リープ褐)しまり・粘性欠
8 25Y3/3(暗 オリープ褐)しまり'粘性有、

掲色土プロック少量
9,10YR5/8(黄褐)しまり,粘性有、

天丼部構築土
10 10YR4/6(褐 )しまり'粘性有、

袖部構築土
■.5YR5/8(明赤渇)燃焼部焼土

ア翁
郎

日
Ｎ
８
＝
Ｈ
瀾
コ

A L‐ 3&2m

SXW58

H‐ 37つm

0             50cm

上
く

0            50cm

SXW58 K6
1 25Y3/2(黒 褐)し まり有、粘性やや有

SXW58
2 ケ5Y3/3(暗オリープ褐)しまり・粘性欠
3.10YR2/1(黒 )しまり。粘性有、鍛造剥片多量
4.5G17/1(緑 黒)還元焼土
5.5YR5/8(明 赤褐)酸化焼土

E H i380m

SXW58 K2
1.25Y3/1(黒 褐)し まり欠、粘性やや有、鍛造剥片多量
SXヽV58  K4
2.25Y4/4(オ リーブ褐)しまり欠、粘性無

G H_380m

SXW58  K3
1.25Y3/3(暗 オリープ褐)し まり'粘性欠

SXW58 K5
1 25Y4/4(オ リープ褐)しまり・粘性欠

引
⑥

」I

H式

B

F

01

A

第158図 S1120B竪穴住居跡・SXW58鉄生産関連炉跡 。S� 78工房跡 (2)

C H=37伽
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側に隣接 してK6が存在する。K2の規模・平面形は約25× 20cmの楕円形で、断面形は浅い皿状を呈し、深

さは約 3～ 4cmを 測る。K3の規模・平面形は径約25cmの円形で、断面形は皿状を呈し、深さは約 5cmを

測る。K4の規模・平面形は径約35～ 40cmの略円形で、断面形は鍋形を呈し、深さは10～ 15cmを 測る。K

5は東側が崩落により遺存 しないため詳細は不明だが、規模・平面形は径約25cmの 円形で、断面形は鍋形が

推測され、深さは 5cm以上と思われる。K6の規模・平面形は径約20cmの 円形で、断面形は皿状を呈 し、

深さは約 5cmを測る。

S X W581ま 径約40～45cmの円形を呈する部分と約45× 20cmの楕円形を呈する部分が確認された。また円

形部分の西側にはテラス状の浅い掘 り込みがみられることから、位置的に羽日の装着痕の可能性が考えられ

る。断面形はいずれも皿状を呈し、深さは約 5cmを 測る。坦土は 2層 に分別され、鍛造剥片等が多 く見ら

れる。また、断面状況から両者の埋没時期は同時であると判断される。底面には緑黒色の遠元焼土と明赤褐

色の酸化焼土が広が り、厚さは 2～ 3cmを測る。

以上により、本遺構は鍛錬鍛冶炉跡である可能性が高く、炉として 2基が機能していたものと思われるが、

上記の様に、埋土断面からは新旧の判断はつかない。また、配置関係や個々の状況から、鉄砧石の設置痕と

してK2が考えられるが、その他については何 らかの鍛錬鍛冶関連施設と思われるが、詳細は不明である。

遺物は、土器は土師器の奏形土器片が中 1袋、必形土器片が 1点出土した。主なものとして、埋土中出土

の配371な どがある。土製品として羽日がKl埋土出土のKT0135、 カマ ド内出上の羽口 2(136)、 埋土下位出

土のh137、 床面出土の羽日1(138)の 4点が出土した。石製品は砥石がカマ ドの芯材として転用されてい

るS8(154)と カマ ド内出土のS14(153)の 2点、鉄砧石が床面 Sl(155)と 、床面 S3と S N66・ S1150

B出上のものと接合した面146の 2点、要石 (?)が床面より1点出土した。鉄製品は釘が埋上下位より1点

(143)、 鉄鐸が埋土中位出土のRMl― A～Dと して 4点 (139～ 142)が一括 して出土した。この他、鉄塊系

遺物が埋土下位より2点、鉄津が床面とS X W58内 とK2・ 4・ 5か ら多量、鍛造剥片が床面及びS XW58と

各施設内から多量出土した。 (小林 )

S1122竪穴住居跡、SX 179工房跡

(第 159・ 160図、遺物図版30。 31・ 98。 124・ 125、 写真図版117・ 118・ 230。 285。 305。 306・ 321)

赤25C区南半部、ⅧB-3m。 4mグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。検出当初から辺の軸が異な

ることから少なくとも2棟の遺構があると思われたが、平面プランから新旧関係ははっきり見えなかったの

で共通のベル トを設定して精査を開始した。北側の遺構からはカマ ドが確認されず地床炉のみが検出された

ため竪穴住屋跡ではなく工房跡と判断した。断面観察からS X 179が S1122を 切っているのを確認したの

で、新旧関係は (新)S X 179→ (十日)S1122である。また、 S1122は S K290に切られ、 S X 1791ま SK

288に切られ、 S K289を 切っている。

S X 179は 北側斜面が消失しているため平面形・規模ははっきりしないが、西壁は12m残存 し、南壁が

55m遺存 していることと、断面観察から、長軸5.5m、 短軸 3m以上の隅丸長方形ないし方形を呈 していた

ものと思われる。床面積は残存部分で177∬を測る。壁は外傾 して立ち上がる。壁高は南壁で56cmを 測 り、

西壁は北に向かうにつれて低 くなっていく。埋土はにぶい責褐色土を主体とした自然堆積を呈し4層に細分

された。床面はほぼ平坦で締まり、住居中央から北を中心に床面に幅10～41cm、 深さ7～ 15cmの溝が 3条

検出されており、これらの溝は根太の痕跡ではないかと思われる。床面施設として住居南壁際中央の床面か

ら地床炉が 1基、住居中央から北側を中心に柱穴が 5基 (P2・ 3、 P5～ 7)検出された。炉は44× 42cm

の楕円形状を呈する厚さ4cmの 焼土が形成されている。柱穴の内で位置的に主柱穴となりえるものはP4・
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SX1 79。 Sl1 22

_二_H=51おm

BA H i515m

マドA OI

C H=519m

o                2m

第159図 S1122竪穴住居跡・S� 79工房跡 (1)

SX179
1 10YR3/2(黒 褐)

しまりやや有、粘性無、炭含
2.10YR4/3(1こ ぶい黄褐 )

しまり有、粘性無、炭少量
3.10YR5/3(に ぶい責褐)し まりやや有、

粘性少 し有、浅黄橙色土含む
4.10YR5/4(に ぶい黄褐)し まりやや有、

粘性無、浅黄橙色上混入

S1122
5,10YRν 4(に ぶい黄褐)し まり有、

粘性少し有、明責褐色プロック含、炭少量
6.10YR4/3(に ぶい黄褐)しまりやや有、

粘性無、マサ土含
7 10YR2/3(黒 褐)し まりやや有、

粘性少し有、炭含
8,10YRν 3(に ぶい責褐)し まり少し有、

粘性無、炭含

F

RM3 s」
辞 鑑
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S1122カマ ドB
a H=521m b

SX,79炉 A
g H‐ 512m      h

S�Ю ttA
l.5YR″ 3(にぶい橙)焼土

SX1 79 カ臣BoSl122 K2

_二 H=5■21n ，
一

eH‐ 513m    」

S1122カマ ドA
C H‐ 521m

SX179 炉B
l.5YR6/4(1こ ぶい橙)焼土

Ы 122 K2
2.10YR6/3(に ぶい黄橙)し まり有、
3.10YR4/3(に ぶい黄掲)し まり有、
4.5YR6μ (にぶい橙)燒土

S1122 カマ ドB
l.10YR5/4(1こ ぶい黄褐)し まり有、粘性無、炭含
2 10YR4/2(灰 黄褐)し まりやや有、粘性無、炭少量
3.10YR5/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無
4 5YR7/3(に ぶい橙)焼土

S1122 カマ ドA
l 10YR5/8(黄 褐)し まり有、粘性少し有

粘性無、マサ土プロック含
粘性無

0            50cm

第160図  S1122竪穴住居跡・S� 79工房跡 (2)

P7の 2基でないかと思われる。

遺物は土師器片が 9号袋 1/2袋分、羽口片が 1点、鉄製品が 4点 (紡錘車・鉄鏃 2点・釣針)、 砥石 3点

と鉄津が出土した。このうち掲載した遺物は床面より出土 したR Plの土師器奏 (364)・ RM4の鉄製紡錘車

(136)と RM6(134)・ RM5(135)の 鉄鏃、埋土中より出土した土師器甕 (363)。 釣針 (137)、 検出面より

出土した土師器奏 (362)と 砥石 3点 (147～ 149)で ある。

S1122は北・東側斜面が消失し、西側部分をS X 179に切られているため平面形・規模ははっきりしない。

西壁は1.lm、 東壁は0。7m残存 し、南壁は2.8m遺存 しているが、残存する壁の状況では、不整な隅九方形状

を呈 していたものと思われる。主軸方位はW-31° 一S、 床面積は7.0ゴ を測る。壁は外傾 して立ち上がる。

壁高は南壁で53cmを 測 り、西・東壁は北に向かうにつれて低 くなる。埋土は暗褐色土を主体とした人為堆積

を呈 し、 4層 に細分 した。床面は平坦で締まる。床面施設は住居中央付近より柱穴を 3基 (Pl,P5'P8)

検出しているが、主柱穴となりえるかは不明である。また住居中央西よりから土坑が 1基 (K2)検出され

ている。土坑はS K290に 一部を切られているが径100cmの 円形を呈 し、深さ7cmを 測る。南壁の一部に厚

さ lcmの焼土の広が りが見 られる。またこの土坑の埋上の一部には厚さ7cmの焼土が形成されてお り、 S
X179使用時に被熱したものと思われる。

カマ ドは南壁中央 (カ マ ドA)と 南西コーナー付近 (カ マ ドB)に位置する。カマ ドAは本体部の残存状
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況は不良で僅かに袖石の抜き取 り穴と考えられるピットが各 1個づつ検出されたのみである。また、燃焼部

焼土は検出されなかった。住居廃棄時に完全に破壊された可能性が考えられる。煙道部は長さ71cm、 幅30cm

の割 り貫き式の煙道で下 り勾配で煙出し部へ続いている。煙出し部は径41× 37cmの精円形を呈し、深さ95cm

を測る。カマ ドBは本体部の残存状況は不良であるが、配置状況から43× 40cmの楕円形を呈し、厚さ1lcmを

測る焼土と、その脇に袖石の抜き取 り穴と考えられるピット2基が検出されている。これら燃焼部焼土と袖

石の抜 き取 り穴の痕跡は精査時には別遺構の可能性を考えていたが、整理中にカマ ドBの本体部に当たる

可能性もあると気づき、こちらの可能性が高いと考えている。煙道部は残存部分で長さ49cm、 幅27cmの制

り貫き式の煙道で下 り勾配で煙出し部へ続 く。煙出し部は径38× 33cmの円形を呈し、深さ67cmを 測る。

遺物は土師器片が 9号袋 1/2袋分、羽口片が 1点、砥石が 2点、鉄製品が 2点 (刀子・棒状)と 鉄淳が出

土した。このうち掲載した遺物は床面より出上したR Mlの刀子 (124)と RM2の棒状鉄製品 (125)と 埋土

中より出土した土師器奏 (354)で ある。

S1123竪穴住居跡 (第 161図、遺物図版32・ 99、 写真図版119。 231・ 286)

(島原)

F区赤25D区の平坦部西端ⅧB-7m・ nグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。 S1147・ 148・

150、 S K247・ 249。 292と 重複 し、検出状況等から確認できた新旧関係は (新)S1148。 147→ S K247。

249・ 292→ S1150→ S1123(古)である。東側はS1148。 S K249、 南側が S1147。 S K247・ 292に より、

南東側は崩落によって消失しており、全容は不明だが、遺存部分から平面形・規模は一辺約 5mの隅丸略方

形で、床面積は約22∬ ほどと推定され、主軸方位はN-40° 一Wである。壁は鋭角的に外傾して立ち上がり、

壁高は西山側の最大約60cmか ら東側に向かい低 くなる。埋土はマサ土を主体とする人為堆積である。床面

は平坦で堅締、谷側の南東壁際には貼床が施されていた。床面施設としては中央西よりに一部 S11481こ破

壊された炉跡 1基と柱穴 6基、それと遺存する壁際には幅10～20cmほ どの周溝が検出された。炉の平面形・

規模は開口部約65× 50cmの楕円形で、深さ約 5cmの 浅い皿形を呈し、中央部はさらに径約20cmの円形で、

深さ約 3cmで掘 り窪められ、火熱により厚さ約 2cmほ どが赤色変イとしていた。配置・規模からPl～ 4が

主柱穴と思われるが、 S K249の位置に東隅の主柱穴があったものと思われる。

カマ ドは北西壁のほぼ中央に付設され、本体天丼部は崩落し、袖部は架構 。芯材として石や土器などは認

められないが、抜き取 りの小ピット4基が検出され、黄褐色上で構築されていた。燃焼部は平坦で火熱によ

り50× 30cmほ どの略楕円形で、厚さ4cmほ どが赤色変化していた。煙道側の焼上の端に支脚の抜き取 り痕

跡が検出された。煙道は奥行き約150cm、 径約30cmの到 り貫き式で、外側に向かい下 り勾配で煙出しピッ

トより奥まで到 り貫かれていた。煙出しピットは径約30cmの 略円形で深さは約115cmを測る。

遺物は、土器はカマ ドから土師器の郭形土器 1個体 (372)と 炉跡から破片数点と埋土から奏形土器片約20

点、カマ ド袖から須恵器の甕形土器片 1点 (373)、 埋土から羽口片 3点、カマ ドから磨石 1点 (156)と 鍛冶

津が微量出土した。 1/1ヽ 山内)

S1124竪穴住居跡、S X H13廃 上場 (第162図、遺物図版26。 70・ 123、 写真図版120。 227・ 256・ 304・ 318)

F区赤25(A)区洞部中央の斜面上方、ⅧB-8h～9iグ リッドに位置し、検出面はⅢ層・Ⅳ層及びⅥ層で

ある。検出時の状況は、にぶい黄色土が不整に広がる範囲として認識したが、様相が全 く不明であったため、

トレンチを入れて断面状況を窺った。結果、斜面上方より廃棄された掘削廃土の広が り (S X H13)で ある

ことが判った。また、この下部にはこれより旧い竪穴住居跡 (S1124)が存在 していることも確認された。

断面状況から推察すると、斜面上方の遺構の掘削廃土を下方に廃棄したものが、廃絶後の S11241こ 自然流

入し、この場所に廃土が止まった人為的自然堆積と思われる。よって埋土は、 S1124か らS X H13ま で一
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S1123 tnl

日
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＝
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‐

引
―

Ы1471

S1123カ マ ド

A H=464m

第161図 S1123竪穴住居跡

S1123
1.10YR3//4(暗 褐)し まり極めて有、

粘性無、砂質
2.10YRνなく1こ ぶい黄橙 )

しまり極めて有、粘性無、砂質
3.10YR5/4(に ぶい黄褐)

しまり極めて有、粘性無、砂質、
炭化物微量

4.10YR6/3(に ぶい黄橙 )

しまり極めて有、粘性無、砂質、
炭化物微量

5。 10YR7/4(にぶい黄橙)

しまり極めて有、粘性無、砂質、
貼床

0       50cm

I

I

日
螢
髯

Ｉ
Ｈ

Ｉ
劇
‐

~代

                 ｀

0                2m

a H‐ 462m b

S1123  炉
1.10YR5/4(に ぶい黄褐)

しまり有、粘性無、砂質
2 10YR2/1(黒 )炭化物層
3 5YR4/8(赤 褐)焼土

S1123 カマ ド
1.10YR4/4(褐 )し まり極めて有、粘性無、砂質
2 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まりやや欠、粘性無
3.10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり 粘性無、砂質
4 10YR6/4(1こ ぶい黄橙)しまり有、粘性無、砂質、

焼土粒微量
5 10YR5/6(黄褐)しまり極めて有、粘性やや有、

焼土粒微量、カマ ド構築土崩落
6.10YR5/8(責褐)し まり極めて有、粘性有、

カマ ド構築土鵜落
7.10YR4/3(1こぶい黄褐)しまり有、粘性やや有、

マサ土少量
8.10YR4/6(褐 )しまりやや有、粘性有
9 10YR7/2(に ぶい黄橙)しまり極めて有、粘性無、

マサ土多量
10 75YR4/6(褐 )しまり極めて有、粘性有、

カマ ド内壁焼土化
11.10YR3/4(暗 褐)しまり無、粘性有
12 75YR4/6(褐 )しまり極めて有、粘性有、

焼土プロック・炭化物微量
k3 10YR4/4(褐 )しまりやや有、粘性有、

地山プロック 焼土粒微量
14 10YR4/6(褐 )しまり有、粘性無
15,10YR3/4(暗 褐)しまり無、粘性有

:;静絨鳴帯屠
ЗI懲極そ1蘊

憂王
18.5YR4/8(赤 褐)燃焼部焼土

日
０
尊

＝
瞬

ｒヽ‐
判
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連の堆積 となるが、断面図に関しては紙面の都合上、 S1124の検出面で層位を分割 眈 。以下の事実記載

はこれに従ったものである。また、その後の S X H13の 精査過程において、円形の黒褐色上のプランを確認

したが、半裁の結果、 S1124と 同様にS X H13に よって覆われた土坑 (S K297)と 判断した。よって新旧

関係は、 (新)S X H13→ S1124、 S K297(十 日)と なる。

S X H13は 、約600× 550cmの 不整な広が りで、厚さは最大約70cmを 測る。層位は上位のマサ土起源の浅

黄色土系、中位の黄褐色土、下位の黒褐色土系に大別される。

遺物は、土器は埋土中より土師器の甕形土器片が小 1袋、郭形土器片が 1点、羽日は破片が約10点出土し

た。主なものとして、羽口は埋土上位より出土した血112・ 113が ある。その他、砥石が埋土中より1点、鉄

鐸が埋土上位より1点 (配 103)、 鉄鏃が埋土上位より1点 (No104)、 釣針が埋土中より1点、鉄塊系遺物が

埋土中より1点、鉄滓が埋土上位より中量出上している。

S1124の平面形は隅丸略方形を呈 し、規模は一辺約2.7mを 測る。主軸方位はS-5° 一Wで、床面積は

5.5∬ を測る。壁は斜面下方の東壁ではやや外傾するが、その他の壁はいずれもほぼ直角に立ち上がる。壁

高は斜面上方の西壁で約75cm、 北・南壁で約40cm、 東壁で約20cmを 測る。埋土は24層 に細分されるが、上

述の通 り、斜面上方からの人為的流入と判断される。床面はほぼ平坦で堅く締まり、南西隅に完形の土師器

の奏 (RP l)が遺存していた。

カマ ドは南壁の中央に付設されているが、本体部の遺存状態は悪い。自然石 1個が立位の状態で確認され

たが、位置的に袖の芯材に使用 したものと思われる。燃焼部は明確な焼土は検出されなかったが、径約

70cmの浅い皿状に窪んでいる。煙道部は割 り貫き式で、奥行き約110cm、 径約35cmを測 り、先端に向かっ

て下り勾配である。煙出部は径約25～ 40cm、 深さ約95cmで、垂直に掘 り込まれている。

遺物は、土器は埋土中より土師器の甕形土器片が小 1袋、郭形土器片が 2点、前述の床面RP l(配284)

が出土し、土師器の奏形土器は埋土中出土の配285、 郭形土器は赤25(D)区尾根上の S1150A・ B出上の

ものと接合 したh286な どがある。その他、鉄津が埋土中及び下位より中量出土した。

S1140竪穴住居跡 (第 163図、遺物図版26、 写真図版120'227)

F区赤25(A)区洞部南側の斜面中腹、ⅧB-12jグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。検出時の状

況において、斜面下方が崩落した竪穴住居跡とその上方に溝状のプランが検出できたことから、炭窯 と考え

精査を開始したが、結果、竪穴住居跡に伴う棚状施設と判断した。本体部の平面形は遺存部から隅九方形ま

たは隅丸長方形と思われ、規模は南西壁で約29m、 北西。南東壁で1.4m以上が推測される。主軸方位はW―

40° 一N、 床面積は2.7∬ が遺存する。遺存する壁はほぼ直角に立ち上が り、壁高は斜面上方の南西壁で最

大の約80cmを 測る。埋土は 6層 に細分される斜面上方からの自然堆積 と思われる。床面は平坦で堅 く締ま

る。床面施設として、遺構西側に径約25cm、 深さ約10cmの柱穴 1基が確認された。棚状施設の平面形は溝

状を呈し、規模は約380× 60cm、 遺存する斜面上方の壁は鋭角的に立ち上が り、深さは約45cmを 測る。

カマ ドは北西壁に付設されている。袖部は崩落により左袖のみ遺存するが、自然石 3個が立位状態で遺存

しており、芯材 として利用されている。断面観察からこの外側には僅かに黄褐色粘土が遺存 してお り、これ

を貼 り付けて構築したものと思われる。燃焼部はほぼ平坦で、径約30cm、 最大厚 8cm程の不整な円状の明

褐色焼土が広がる。煙道部は崩落により詳細は不明だが、立地的に掘 り込み式と思われ、長さ約■Ocmを 測

り、先端に向かってやや下 り勾配である。

遺物は、土師器の奏形土器片が約10点出土 し、主なものとして床面RP lの配287と 埋土中位出上の配288

などがある。この他、埋土中より羽日の破片が 2点出土したのみである。             1/1ヽ 林 )
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S1124

A H‐ 414m

S1124カ マ ド
1 10YR3/4(暗褐)し まり'粘性有、黄褐色土ブロック多量
2.10YR3/3(暗 褐)し まり無、粘性有
3 10YR6/4(に ぶい黄橙)し まり極めて有、粘性無
4.10YR3/3(暗 褐)し まり極めて有、粘性有、

暗褐色土 焼土プロック少量、炭化物微量
5,10YR4た (掲)し まり極めて有、粘性有、

暗褐色土・焼土プロック多量
6.10YR4/6(赤褐)焼土プロック
7.10YR5/8(責褐)し まり極めて有、粘性有、崩落構築土
8.10YR4/4(褐 )し まりやや有、粘性有、崩落した弱焼土
9 10Y路 /4(暗褐)し まりやや有、粘性有、焼土粒 炭化物微量
10 10YR2/3(黒 褐)し まり'粘性有
11 10YR3れ (暗掲)し まり ,粘性有、焼土塊少量

SXH13
A H=435m

S1124
1 25Y3/3(暗 オリーブ褐)し まり有、粘性欠
2 10Y貶/3(黒褐)しまり有、粘性やや有
3 25Y3/3(暗 オリープ褐)し まり有、粘性やや有
4.25Y5/6(黄褐)しまり欠、粘性無
5.25Y4/4(オ リーブ褐)し まりやや有、粘性有
6.25Y3/2(黒 褐)し まり有、粘性やや有
7 25Y4/4(オ リープ褐)し まり有、粘性極めて有
8 25Y6れ (にぶい黄)し まり有、粘性無
9 10YR3/4(暗 褐)しまり ,粘性有
10 10YR2/2(黒 褐)しまりやや有、粘性有
11 25Y3/3(暗オリープ褐)し まりやや有、粘性有
12.25Y3/2(黒褐)し まり・粘性有
13.10YR3/4(暗 褐)しまり・粘性有
14.25Y5/4(黄褐)しまり 粘性欠
15 10YR2/3(黒 褐)しまりやや有、粘性有
16.25Yν2(黒褐)しまり'粘性有、

焼土粒・炭化物中量含む
17.25Y4/4(オ リーブ褐)し まり・粘性有
18.10YR2/3(黒 褐)し まり・粘性有
19.10YR3/4(暗 褐)し まり'粘性有
20 25Y5/4(黄褐)しまり欠・粘性無
21 25Y3/3(暗 オリーブ褐)し まり・粘性有、

焼土粒少量含む
22 10YR3/4(暗褐)しまり'粘性有、

焼土塊多量含む
23 25Y4/3(オ リープ褐)し まり有、粘性極めて有
24.10YR2/2(黒 褐)しまり・粘性有日

ｏ
写

＝
劇

　

〇

C H‐ 408m

Sl1 24カ マ ド 里 H=402m

0               50cID

SXH13
1 25Y6/3(に ぶい黄)しまり有、粘性久、

炭化物中量混入
2.25Y7/4(浅 黄)し まり有、粘性久、

炭化物少量混入
3.26Y5/4(黄 褐)しまり有、粘性欠、

焼土粒・炭化物少量混入
4.25Y4/3(オ リープ褐)し まり有、

粘性有、炭化物少量混入
5.25Y3/2(黒 褐)し まりやや有、粘性有、

炭化物少量混入

第刊62図 S1124竪 穴住居跡 。SXH13廃 滓場
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S1140

A H=v3m

2m

S1140
1.10YR3/3(暗 褐)しまり 粘性やや有
2.10YR3/2(黒 褐)しまり有、粘性やや有
3 25Y3/2(黒 褐)しまり・粘性有
4,10YR2/2(黒 褐)しまり欠 粘性有
5.10YR2/3(黒 褐)しまりやや有、

粘性極めて有
6.10YR4//4(褐 )しまり・粘性有

AH‐調3m B

50cm

S1140カ マ ド
1 10YR4/4(褐 )し まり 粘性有
2 1oYR2/2(黒褐)し まり極めて有、粘性有
3.10YR4//3(にぶい黄褐)し まり'粘性有
4.10Y硝/4(にぶい黄褐)し まり極めて有、粘性有
5,10YR5/8(黄褐)しまりやや有、粘性有、焼土塊少量
6.lllYR7/6(明黄褐)し まり有、粘性やや有、、焼土塊少量
7.10YR2/3(黒褐)し まり欠 粘性有
8.10YM/4(褐 )し まりやや有、粘性有
9.Z5YR4れ (褐)しまり 粘性有、焼土粒・炭化物少量
10,75YR5/6(赤掲)カ マ ド内壁の崩落焼土
11,10YR6/6(明 黄褐)し まり欠 粘性極めて有
12 10YR5/6(黄 褐)しまり極めて有、粘性有
13.10YRプ 4(暗褐)し まり欠 粘性有
14 10YR4/6(褐 )しまりやや有、粘性有、炭化物少量
15,75YR4/6(褐 )し まりやや有、粘性有
16.10YR4/4(褐 )し まりやや有、粘性有、炭化物少量
17 10YR4/4(掲 )し まり欠 粘性有
18.10YR5/8(黄 褐)しまり。粘性有、袖部構築土
19 25Y4/4(オ リーブ褐)しまり欠 粘性有、芯材の抜き取 り涙
20.10YR3/3(暗 褐)し まり欠 粘性有、材の抜き取 り痕
21 76YR5/6(明褐)燃焼部焼土

第163図  Sl1 40竪穴住居跡

日
「い
∞
１１
日

〇

B

Si1 40カ マ ド
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S X 147A工房跡 iS XW50・ 51鉄生産関連炉跡、S X 147B工房跡・S XW55A・ B鉄生産関連炉跡、

S l141 A～ C、 142A～ D竪穴住居跡 (第 164～ 169図、遺物図版29・ 30・ 70。 71・ 96・ 97・ 123・ 124、

写真図版121～ 128。 229'230。 256。 265。 283・ 284・ 304・ 305。 319。 320)

本遺構群はF区赤25B区 中央の東谷側に傾斜のきつい洞状地形の北部、ⅧB-5。 6oop・ qグ リッドに位

置し、検出面はⅢ～Ⅵ層上面である。検出状況としては、平成10年度試掘調査において黒色土中から多量の

鉄津類と、鍛造剥片の広がり2ヶ 所が視認されていたもので、当初は等高線と平行する北東一南西方向の長

軸約13m、 短軸は北半が西山側に広 く約 7m、 南側約 4mの不鮮明で長大なプランを検出したものである。

特に幅のある北部は確実に 2棟以上の重複と考えられたが、埋上のほとんどが人為的堆積のためプランが特

定できなかった。いずれ何棟かの重複を想定し、等高線と平行する長軸と北側の山側にベル トを 2本、等高

線と直行するベル トを南北と中央に 3本設置して精査を行ったところ、精査過程において高低差のある床面

に達することで、上下左右に重複するプランが、そして断面観察で新旧関係が順次確認されたものである。

把握できた新旧関係は、 (新)S X 147BoS XW55A・ B→ S X 147A・ S X W50・ 51→ S1141A→ S1141

B→ S1141C→ S1142A→ S1142B(吉 )と 、(新)S X 147B→ S X 147A→ S1142C→ S1142D(古 )

であるが、 S1141A～ C及びS1142A・ Bと S1142C・ Dと の新旧関係は直接的な切 り合いがないため不

明である。またS X 147Bは S K287に、 S1141Aは S W97に、 S1141Cは S W107に切 られる。

なお、本遺構群の精査は 2カ 年に亘 り、初年度はS X 147A・ Bと S1141A～ Cの 5棟、残 り4棟は次年

度に行ったものである。以下新旧順に記述する。

SX,47Bは 、上記のとお り試掘調査で鍛造剥片が視認されていたもので、遺構群北部谷側のⅧB-6

o,pグ リッドに位置し、検出面はⅢ・Ⅵ層上面である。本遺構はS1141B床面でプランを確認した。北

端はS K287に より、西山側壁の中央上位はS1141の 掘 り下げを同時進行させたため、また谷側は崩落によ

り消失しており、全容は不明だが、残存部分からの平面形・規模は、等高線と平行する北東一南西の長軸約

6.5m、 短軸約 2mほ どの隅丸長方形を呈 し、床面積は約13∬ ほどと推定される。壁は外傾して立ち上が り、

S1141と 重複する上位部分では崩落により外反していた。壁高は断面観察から山側の最大約60cmか ら谷側

に向かい低 くなる。埋土は上位のマサ土を多 く含む人為的な黄褐色系土と下位の暗褐色上に大別される。残

存する床面は概ね平坦で、 S1142部分が貼床とされていた。床面施設としては中央谷側で試掘時に周辺で

鍛造剥片が視認されていたS XW55A・ Bの 2基 と山側に地床炉2基 を検出した。

S XW55Aの 平面形・規模は、径約45cmの略円形で、深さ約 8cmの九底鍋形、S X W55Bの 平面形・規模

は、開口部約15× 10cmの 略楕円形で、深さ約 5cmの九底鍋形を呈し、埋土はいずれも上位が人為的な褐色

系土、下位が鍛造剥片を少量含む黒色土である。底面は黒 く蒸焼状態で堅く締まり、周囲は部分的に火熱に

より弱 く赤色変化 していた。地床炉A・ Bは 100× 40～70cmの不整なグルマ形で、火熱により厚さ約 5～

10cmほ どが赤色変化していたもので、堅く焼き締まっていた。

遺物は、地床炉付近の埋土下位から土師器の奏形土器片が少量と郭形土器片 2点、羽回はS XW55B検出

面からほぼ完形の羽口 1点 (125)と 周辺埋土下位から破片約10点、B炉上と埋土中から磨石約10点、鉄製品

が埋土から刀子・リング状各 1点 と不明品 9点、鍛冶津類が埋土から約2.5kgと S XW55A・ Bか らそれぞ

れ少量と鍛造剥片が多量に出土した。

SX]47Aは、やはり試掘調査で鍛造剥片が視認されていたもので、遺構群南部ⅧB-6pグ リッド杭を

中心に位置し、検出面はⅢ～Ⅵ層上面である。北側はS X 147Bに より、山側西壁上位と谷側が崩落により

消失しているため全容は不明だが、遺存部分での平面形・規模は、長軸が等高線と平行する北東―南西にあ
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歩

SX147B
l 10YR5/3(にぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、砂質、

炭化物微量
2,75YR3/3(暗 褐)廃棄焼土
3.10YR3/4(暗褐)しまりやや有、粘性無、砂質
4.10YRプ 3(暗褐)しまり 粘性やや有、炭化物微量
5。 10YR4れ (掲)し まり有、粘性無、砂質
6.5YR4浴 (赤褐)焼土

S1141A
7.10YR4/3(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無、砂質
8.10YR4/3(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無、砂質、

地山プロック少量
9 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、砂質、

地山土中量
10 10YR3/4(暗 褐)し まり有、粘性無、砂質
11 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、砂質、

マサ土少量
12.10YR3/2(黒 褐)し まり有、粘性無、炭化物微量
13 10YR6/2(灰 黄褐)し まり有、粘性無、マサ土
14.10YR4/2(灰 黄褐)し まり有、粘性無、砂質、炭化物徴量
15 10YR3/4(暗 褐)し まり有、粘性無、焼土粒微量
16.10YR3浴 (暗褐)しまり有、粘性無、炭化物徴量
17.10YR4/3(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無、

マサ土プロック
10YR4/3(にぶい責褐)しまり有、粘性無、マサ土少量
10YR4//4(褐)し まり有、粘性無、炭化物微量
10YRプ 3(暗掲)しまり有、粘性無、
マサ土粒 炭化物プロック微量
10YR5/3(にぶい黄褐)し まり有、粘性無、砂質、

炭化物微量
諺.10YR1 7/1(黒)炭化物層
23 10YR5/6～ 5YR4/8(黄褐～赤褐)し まり極めて有、粘性有、

内lml焼 土化、カマ ド構築土
24 75YR4/4(褐)しまりやや欠、粘性やや有、弱い焼土、

カマ ド天丼部崩落土
25 5YR4/4(1こ ぶい赤褐)カ マ ド燃焼部焼土

S1141B
26.10YR5/8(黄 褐)し まり極めて有、粘性有
27 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、砂質、

炭化物微量
28.10YR4/4(褐 )しまり有、粘性無
29 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、炭化物徴量
30.10YR3れ (暗褐)し まり有、粘性やや有、黄褐色粘土少量、

炭化物微量
31 10YR3/3(暗 褐)しまり有、粘性無

S1141C
32 10YR4/3(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無、砂質、

炭化物微量
33 10YR5/3(に ぶい黄褐)しまりやや有、粘性無、砂質
34.10YR5/3(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無、砂質
35 10YR3/4(暗 掲)しまり有、粘性やや有、炭化物少量
36.10YR6/3(に ぶい黄橙)しまり有、粘性無、砂質
37.10YR6/3(に ぶい黄橙)しまり極めて有、粘性無
38.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、マサ土少量

S1142A
39.10YR3/3(暗 褐)しまり極めて有、粘性やや有、

庚化物微量

‐８

‐９

豹

　

２．
床A H_470m

SH41C Kl
d H=469m       型

S1141A～C

A H_477m

S1141C Kl
l.10YR3/3(暗褐)し まり・粘性有、

炭化物微量、地山プロック少量
3.10YR5/4(に ぶい黄褐)

しまり種めて有、粘性有
4.10YR5/3(に ぶい責掲)

しまり'粘性やや有

0                             2m

S1141C炉
e H=ム69m      二

1

S1141C 炉
1.10YR2/1(黒 )炭化物層
2 5YR4/6(赤 褐)焼土

0             2m

S1141C・ Kl

C H=4■ 5m
マ ド

第164図  S1141・ 142竪穴住居跡 。S�47工房跡 (刊 )

2

SX147B ttA・ B
l.5YR4/8(赤 掲)強い焼土
2 75YR3/4(暗 褐)弱い焼土

S1141C カマ ド
1.10YR3/4～ 4/4(暗褐～褐)し まり極めて有、

粘性有、黄褐土ブロック多量

。SXW55鉄生産関連炉跡

C'B C
――― H=4軸 D'    D

SXW55A・ B

b H=464m                     二

SXW55A・ B
l 10YR73(1こ ぶい黄褐)し まり・粘性無、砂質
2.10YR2/1(黒 )し まりやや欠、粘性有、

炭化物微量、鍛造剥片少量
3.10YR17/1(黒 )弱い還元部
4 Z5YR4/4(褐 )弱い焼土

0             50cm
0         1m

I I S1141Bカ マド

S1141C カ

SX147BttA・ B

生 H=464m
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り、長軸約4.5m、 短軸3.5mほ どの隅九長方形を呈し、床面積は約13� ほどと推定される。北端の山側には

半径約 lmほ どの略半円形で高低差約10cmほ どのテラス状の張 り出しがある。遺存する壁は鋭角的に外傾

して立ち上が り、山側上位は広 く崩落していた。壁高は山側の最大約40cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋

土は流入と崩落の繰 り返しによる黒色系土と褐色系土の自然堆積である。床面は概ね平坦で、床面施設とし

ては谷側にKl・ 2の土坑 2基 とその間にS X W50、 北端にS XW51と付属施設と考えられるK2土坑 1基、

南北両側の中央に地床炉 A・ Bの各 1基、山側壁と平行する等間隔の柱穴 4基 とテラスに 1基 を検出した。

Kl土坑は谷側が崩落しているが、平面形・規模は径約150cmの 略円形で、深さ約65cmの鍋形を呈する。埋

土は炭化物を全体的に含む黒色土系土がレンズ状となる自然堆積である。K2土坑もやはり谷側が崩落して

いるが、平面形・規模は径約120cmの 略円形で、深さ約55cmの鍋形を呈する。埋土はKlと 同様である。い

ずれも埋土から微量の鍛造剥片が出土した。地床炉Aは、100× 50～90cmの不整なダルマ形で、火熱により

厚さ約12cm、 地床炉Bは 70× 50cmの不整形で火熱により厚さ約 8cmほ どが赤色変化 していたもので、堅

く焼き締まっていた。

S X W50は 、平面形・規模は径約22cmの略円形で、断面形は深さ約 4cmの九底鍋形を呈する。埋土は多

量の戊化物と鍛造剥片を微量含む黒色土の単層である。掘 り込み内面は全体的に黒く蒸焼状態で堅く締まり、

周囲は火熱により弱 く赤色変化していた。

S X W51は 、北東端が S X 147Bに破壊され、また西半は焼土等が顕著でなかったため底面の判断が付か

ず掘 りすぎてしまい全容は不明だが、平面形・規模は約100× 60cmの 略楕円形で、断面形は深さ約10cmの九

底鍋形を呈すると推定され、埋土は基本的には炭化物と鍛造剥片を少量含む黒色土の単層である。底面中央

は火熱により弱 く赤色変化し、斑点状の黒い蒸焼状態が僅かに認められた。付属するK2土坑はS XW51の

山側に隣接 し、平面形・規模は径約40cmの 円形で、深さ約10cmほ どの鍋形を呈する。埋土は上・下位に黄

褐色系土と中位に黒色土で、中・下位には鍛造剥片を多量に含み、状況から鉄砧石の設置穴と考えられる。

遺物は、埋土から土師器の甕形土器片が少量と須恵器の奏形土器片 1点、羽口片 5点、炉壁片微量、砥石

と磨石各 1点、鉄製品の不明品 1点、鍛冶津類が埋土から約1.5kgと Kl・ 2及びS X W50か らそれぞれ少量

とS XW51及 びK2か ら約 2 kg、 そして S XW50・ 51関連から多量の鍛造剥片が出土した。

S1141Aは 、遺構群北部山側のⅧB-6oグ リッドを中心に位置し、検出面はⅥ層上面である。 S1141

C床面でプランを確認したが、埋土が人為的堆積であったことと結果的に床面がフラットではなかったため、

ベル ト部分とカマ ド付近以外はB住居床面まで掘削してしまい、また谷側はS X 147Bに よって消失してお

り、全容は不明である。主に断面観察と残存部分からの推定となるが、B住居跡の窪みを利用したものと思

われ、平面形・規模は、一辺約3.5mほ どの隅丸方形を呈し、末面積は約 8∬ほどと推測される。主軸方位は

N-45° 一Wである。壁は外傾して立ち上が り、山側は崩落してかなり外反する。壁高は断面観察から山側

の最大約120cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋土はおよそ20層 に細分されるが、全体的にマサ土と黄褐色土

を多 く含む褐色系上の人為的堆積で、床上には部分的に炭化物層が認められた。床面はB住居跡が一部自然

崩落と人為的に埋めた状態をそのまま使用 したと思われ、幾分凹凸があり、山側から谷側に傾斜 していた。

床面施設については掘 り下げにより不明となってしまった。

カマ ドは北西壁際の北寄 りに付設されていたが、住居外に煙道及び煙出しを有しないものであった。掘 り

下げにより炊き口を一部破壊 してしまったが、遺存状態はかなり良好で、人頭大から拳大の石を芯材として

黄褐色粘土で馬蹄形に構築されていた。燃焼部はおよそ平坦で、火熱により約30cmほ どの広が りで、厚さ

約 7cmほ どが赤色変化 していた。
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AH‐ 470m

S1141A カマ ド
1 10YR4/4(褐 )し まり有、粘性無、炭化物微量

6.10YR73(1こ がい黄褐)し まり極めて有、粘性無、
マサ土少量

7.10YR3/4(暗 褐)しまり極めて有、粘性無、砂質、
濃化物微量

8 10YR3/3(暗 褐)しまり極めて有、粘性やや有、
黄褐色プロック 炭化物微量

2 75YRケ4(掲 )し まりやや欠、粘性やや有、弱い焼土
3.10YR5/8(黄 褐)し まり極めて有、粘TLA、 カマ ド構築土

::霧鰺ざti晶で働酔螂魁    キ
S1141B
埋土

日

∞
尊

＝

】

〇
|

S1141Bカ マ ド

<|

S1141B カマ ド

<|

1.101rR5/4(に ぶい黄掲)し まり有、粘性無、砂質
2,75Y昭 /2(黒褐)し まり無、粘性有、炭化物多量
3 75YR3/2(黒 褐)し まり無、粘性有、災化物・焼土粒微量
4 5YR4/4(赤 褐)焼土

S1142A カマ ド
1 10YR4れ (掲)しまり極めて有、粘性有、

炭化物微量
2.10YR3/4(暗 褐)しまり・粘性有、

焼土ブロック少量
3.10YR5/4(に ぶい責褐)し まり極めて有、

粘性やや有、カマ ド構築土の崩落
4.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり極めて有、

粘性無、砂質、炭化物・焼土プロック微量
5,10YR5/8(責褐)し まり極めて有、粘性有
o.10YR3/3(暗褐)し まり極めて有、粘性無、

皮化物少量、焼土粒微量
7.10YR7/2(に ぶい責橙)マサ土プロック
8.10YR4/6(掲 )しまり極めて有、粘性有、

カマ ド構築土崩落
9 10YR4/3(に ぶい黄褐)しまり極めて有、

粘性無
10.ЮYR2/3(黒 褐)しまり・粘性有、

炭化物・焼土粒微量
11,75YR3/4(暗褐)しまりやや有、粘性有、

炭化物・焼土粒微量
12.イ 5YR3/3(暗褐)しまり'粘性やや有
13.10Y路 /1～ 3/3(黒 褐～暗褐)

しまりやや有、粘性無
14 10YR4/4(褐 )し まり・粘性やや有、

褐色土ブロック少量
15,10YR6/3(1こ ぶい黄橙)し まり。粘性無、

砂質
16.10YR3/3(暗 褐)しまり'粘性無
17.10YRν8(にぶい黄橙)し まり。粘性無、

砂質
18.75YR4/4(掲 )しまり無、粘性有

Inl

日
双
苺
＝
増

0       50cm

S1141・ 142竪穴住居跡 (2)
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遺物は、土器は主に埋土から土師器の甕形土器 1個体分 (337)と 破片が少量、イ形土器片 3点、埋土から

羽口片約10点、炉壁片数点、要石 1点 (134)、 鉄製品が床面から折 り曲げられた完形の直刀 1点 (105)と 完

形の刀子 1点 (106)、 埋土からほぼ完形の刀子と鉄鏃各 1点 (107・ 108)と 鍛冶津が微量出土した。

S1141Bは、遺構群北部山側のⅧB-6oグ リッドを中心にA住居跡下位に位置し、検出面はⅥ層上面

である。 S1141C床面でプランを確認した。谷側はS X 147Bに よって消失してお り、全容は不明だが、

残存部から平面形・規模は、二辺約3.5mほ どの隅丸方形を呈し、主軸方位はN-40° 一W、 床面積は約 9だ

ほどと推測される。壁は外傾して立ち上がり、山側は崩落して外反していた。壁高は断面観察から山側の最

大約150cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋土はおよそ10層 に細分されるが、炭化物混じりの黒色土の自然堆

積最下層を除き、全体的にマサ土と黄褐色土を多 く含む褐色系上の人為的堆積である。床面は平坦で堅締、

床面施設は検出されなかった。

カマ ドは北西壁の端に付設されていたが、本体部は消失しており、袖部芯材の石や土器などは認められな

いが、抜き取 りの小ピット数基が検出された。燃焼部はおよそ平坦で火熱により約40cmほ どの広が りで、

厚さ約 5cmほ どが赤色変化 していた。煙道はA・ C住居跡の同時精査によって一部不明となってしまった

が、状況から奥行き約110cm、 径約20cmの割 り貫き式で、外側に向かい緩い上 り勾配で煙出しよりも奥ま

で掘 り込まれていた。煙出しピットは径約20cmの略円形で深さは約90cmが残る。

遺物は、埋土から土師器の奏形土器片が少量と羽口片約10点、鍛冶津が微量出土した。

S1141Cは、遺構群北部山側のⅧB-6oグ リッドを中心に位置し、検出面はⅥ層上面である。A・ B

住居跡の精査時に南西側の壁面でカマ ド煙道を検出し、竪穴住居跡と判明した。南半はA・ B住居跡に、北

半の谷側は崩落とS X 147Bに よって消失しており、全容は不明だが、残存部から平面形・規模は、長軸が

等高線と平行する南西―北東方向の長軸約 6m、 短軸約 3m前後の隅丸長方形を呈すると思われる。主軸方

位はS-40° 一W、 床面積は約18∬ほどと推測される。壁は外傾して立ち上がり、山側は崩落によりかなり

外反していた。壁高は山側の最大約150cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋土は全体的にマサ土と黄褐色土を

多 く含む褐色系土の人為的堆積である。床面は平坦で堅締、床面施設としては北端で径約55cmの略円形で

深さ約15cmの鍋形のKl土坑 1基 と南西壁際で径約45cmの 略円形で厚さ約 2cmほ どが赤色変化 した地床

炉 1基を検出した。

カマ ドは南西壁に付設されていたが、本体部はA・ B住居跡によって消失しており、煙道と煙出しのみ遺

存する。残存部では煙道は奥行き約150cm、 径約30cmの /●・ llり 貫き式で、ほぼ水平に掘 り込まれ、煙出しピ

ットは径約35cmの 略円形で深さは約80cmを 測る。

遺物は埋土から土師器奏形土器片と鍛冶津が微量、Kl土坑から郭形土器片 1点 と鍛冶淳が微量出土した。

S1142Aは、遺構群北部谷側のⅧB-6oグ リッドを中心にS X 147B工 房跡下位に位置し、検出面は

Ⅲ～Ⅵ層上面である。 S X 147Bと S1141B床面でプランを確認した。谷側は崩落により消失してお り、

全容は不明だが、残存部から平面形・規模は一辺約3.5mほ どの隅丸方形を呈し、主軸方位はN-45° 一W、

床面積は約 9∬ ほどと推定される。残存する壁は外傾して立ち上が り、壁高は山側最大約20cmか ら谷側に

向かい低 くなる。埋土は暗褐色土の単層である。床面は概ね平坦で堅締で、 S1142B部分が只占床とされて

いた。床面施設は検出されなかった。

カマ ドは北西壁の南よりに付設されているが、本体天丼部は崩落し、袖部は架構・芯材として石や土器な

どは認められないが、抜き取 りの小ピット3基が検出され、黄褐色上で構築されていた。燃焼部は煙道側が

一段約 5cmほ ど高くなっているが、およそ平坦で、火熱により径約60cmほ どの略円形で、厚さ約 8cmほ
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SH42B

H‐ 464m

S1142B カマ ドB
a H=4解m

S1142B か rドB
l.10YR3/1(黒 褐)しまり極めて有、粘性有
2.10YR3/4(暗 掲)しまり 粘ヽ性無
3.10YR5/6(黄 褐)焼土プロック、責褐色土粘多量、人為堆積
4.5YR4/6(赤 掲)燃焼部焼土

S1142B カマ ドA
l 10YR4/4(褐 )しまり極めて有、粘性やや有、責褐色土粒少量
2 10YR6/8(明 黄褐)し まり極めて有、粘性有
3 10Y勲/4(褐)しまり極めて有、粘性やや有、黄褐色土粒少量
4 5YR4/8(赤 褐)カ マ ド内壁の焼土
5 ■5YR4/4(褐 )し まりやや有、粘性無、焼土粒微量
6 10YR4/6(褐 )しまり無、粘性有
7.10YR3ん (暗褐)し まり'粘性無
8 イ5YR4/6(褐 )し まり有、粘性無、焼土粒少量
9,10YR6/4(に ぶい黄栓)し まりやや有、粘性無
Ю 10YR4/6(褐)しまり,粘性やや有、黄掲色上・焼土小ブロック少量
11 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無
12.5YR4/6(赤 褐)燃焼部焼土

S1142B カマ ドA

01

〇
|

第166図  Sl1 42B竪穴住居跡 (3)
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3.25Y5/4(黄 褐)し まり極めて有、
粘性無、マサ土

4.10YR4/3(に ぶい責褐)し まり極めて有、
粘性無、黄褐色ブロック少量、貼床
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SXi47A

H=470m

C H‐ 475m

SX147A K2
1 10YR4/3(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無、砂質
2 10YR2/3(黒 掲)しまり有、粘性無、砂質、炭化物少量
3 10YR5/3(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無、マサ土

4 10YR3/4(暗 褐)しまり有、粘性無、炭化物微量
5 10YR3/3(暗褐)し まり有、粘性無
6 10YR3/2(黒褐)し まり有、粘性無、砂質、炭化物少量
7 10YR2/3(黒 褐)しまり有、粘性無、砂質、炭化物微量

SXW50

P4
-23)

SX147A
l 10YR3/4(暗褐)しまり有、粘性やや有、

炭化物微量
10YR4/4(褐)しまり有、粘性無、マサ土少量

10YR3/3(暗褐)しまり有、粘性やや有、

炭化物少量
10YR73(1こぶい黄橙)し まり有、粘性無
10YR3/3(暗褐)しまり有、粘性やや有、

炭化物少量、焼土粒微量

10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり有、

粘性やや有、炭化物少量
10YR3/3(暗褐)しまり有、粘性やや有、

炭化物微量
10YR2/3(黒褐)しまりやや有、粘性有、

炭化物微量
10YR3/2(黒褐)し まり 粘性有、

炭化物微量 焼土ブロック微量

0

七

SX147A ttI末 炉A

SX1 47A 地床 炉 A
1 75YRγ 3(褐 )し まりやや有、粘性有、

焼土ブロック少量、炭化物微量
2,75YR5ん (明褐)し まり無、粘性やや有

::我尋紛鴇褒品)]焼土

S�47A地床炉B
dH‐ 466m            d'

A

SX147A Kl
生 H‐ 464m

SX147A Kl
l,101rR3/4(暗褐)し まりやや欠、粘性無、砂質、炭化物少量
2 10YMン 3(にぶい黄褐)しまり 粘性無、砂質、マサ土 炭化物多量
3.10YR2/2(黒褐)しまり無、粘性有、炭化物 鍛造剥片少量
4 10YR3/3(暗 褐)しまりやや欠、粘性無、砂質、炭化物少量
5 10YR4れ (褐)しまり無、粘性やや有、焼■hF 炭化物少量
6 10YR4/4(褐 )し まり 粘性有、黄褐色土プロック多量、

焼土プロック、炭化物少量
7 10YRl″ 1(黒 )しまり有、粘性無、炭化物微量

SX147A K2
二 H‐ 464m ｂ

一

SXW51

B

C H=467m D

A H‐ 466m         B

~~~~＼

《畳≡≡≡≡雰臣τ房
/｀ふ＼SXИ7B

SXヽA「51
1 10YR3/3(暗褐)し まりやや有、粘性無、炭化物 鍛造剥片微量

2 10YR2ル (黒褐)しまり 粘性やや有、炭化物 鍛造剥片少量
3 75YR3/3(暗 褐)鍛造剥片少量、弱い焼土

SXWY51 K2
1 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性有
2 10YRク 2(黒褐)し まりやや有、粘性有、鍛造剥片多量
3 10Y融/3(にぶい黄褐)し まり極めて有、粘性無、

炭化物微量、鍛造剥片多量

H‐ 4泳 ≦勤亀
A H‐ 464m    B

６ｍ

３

Ｈ生

SXヽV50
1 10YR2/1(黒 )

しまり,粘性やや有、

炭化物多量、鍛造剥片微量
2 10YR17/1(黒 )還元都蒸焼
3 75YR3れ (暗褐)焼土

0       50cm

(2)・ SXW50・ 51鉄生産関連炉跡
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どが赤色変化 していた。煙道と煙出しの上部はS1141Bに よって掘削されて消失しているが、煙道の奥行

きは約170cm、 幅約30cmで、水平に掘 り込まれ、煙出しピットは径約25clnの略円形で煙道よりも深 く、深

さ約50cmが残る。

遺物は、土器は埋土及びカマ ド煙道から土師器の奏形土器片約20点、埋土から羽口片 5点、砥石片 1点 と

鍛冶津が極めて微量出土した。

S1142Bは 、遺構群北部谷側のⅧB-6oグ リッドを中心にS1142Aの下位に位置し、検出面はⅢ～V

層上面である。 S1142A床面でプランを確認した。谷側は崩落により消失して全容は不明だが、貼床範囲

と残存部から平面形・規模は一辺約 3mほ どの隅丸方形を呈し、床面積は約 8∬ほどと推定される。カマ ド

は造 り替えと思われるA・ Bの 2基あり、主軸方位は、Aがおよそ北方向、Bがおよそ西方向である。残存

する壁は外傾 して立ち上が り、壁高は山側最大約 7cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋土は基本的には暗褐

色上の単層である。床面は概ね平坦で堅締で、谷側半分が貝占床とされていた。床面施設は検出されなかった。

カマ ドAは北隅に付設され、本体天丼部は崩落し、袖部は芯材石 1個 と抜き取 りの小ピット2基が検出さ

れ、黄褐色土で構築されていた。燃焼部は煙道側が一段約 5cmほ ど高 くなっているが、およそ平坦で火熱

により径約30cmほ どの略円形で、厚さ3cmほ どが赤色変化 し、煙道側に支脚抜き取 り痕と思われる小ピッ

トがある。煙道は奥行きは約120cm、 径約20cmの判 り貫き式で、先端が外側に向かい緩 く傾斜 していた。

煙出しピットは東側が S K28713切 られているが、径約40cm前後の略円形で、深さ約60cmが残る。カマ ド

Bは西隅に付設され、煙道部と燃焼部焼土が残るのみである。燃焼部焼土は火熱による径約30cmほ どの略

円形で、厚さ約 3cmほ どが残る。煙道は奥行きは約120cm、 径約25cmの判 り貫き式で、外側に向かい緩 く

傾斜 していた。煙出しピットは径約25cm前後の略円形で、深さ約35cmが残る。

遺物は、カマ ド袖石の砥石 1点 (135)と 貼床から刀子 1点 (109)、 磨石 1点 (136)、 埋土からほぼ完形の鑑

1点 (110)と 鍛冶津が微量出土した。

S1142Cは、遺構群南部のⅧB-6pグ リッドを中心にS X 147A工房跡下位に位置し、検出面はⅢ～

Ⅵ層である。 S X 147A床面でプランを確認した。谷側が崩落により消失しているため全容は不明だが、残

存部から平面形・規模は一辺約 4mほ どの隅丸方形を呈すると推定され、床面積は約11だが残る。カマ ドは

造 り替えと思われるA・ Bの 2基あり、主軸方位は、Aが N-60° 一W、 Bが N-30° 一Eである。残存す

る壁は鋭角的に外傾 して立ち上が り、壁高は山側最大約60cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋土はおよそ10

層に細分される褐色系土と黒色系土が互層となる人為的堆積である。床面は概ね平坦で堅締で、S1142D

部分が只占床とされていた。床面施設としては配置から主柱穴と考えられる柱穴 3基を検出した。

カマ ドAは北西壁の中央に付設されていたが、本体部は崩落し、袖部芯材の石や土器などは認められない

が、抜 き取 りの小ピット6基が検出された。燃焼部は径約100cmほ どの略円形で、深さ約 5cmほ どに掘 り

窪められ、煙道近 くが火熱により40× 30cmほ どの広が りで、厚さ5cmほ どが赤色変化 していた。煙道は奥

行き約110cm、 径約30cmの 到 り貫き式で、外側に向かい下 り勾配となっていた。煙出しピットは、径約

35cmの略円形で深さ約110cmを 測る。カマ ドBは北東壁の西よりに付設され、煙道部と燃焼部焼土が残る

のみである。燃焼部焼土は火熱による径約30cmほ どの略円形で、厚さ約 5cmほ どが残る。煙道は奥行き約

115cm、 径約35cmの判 り貫き式で、外側に向かい緩 く傾斜 していた。煙出しピットは径約30cm前後の略円

形で、深さ約50cmが残る。

遺物は、土器は埋土から土師器の奏形土器片少量と郭形土器片数点、須恵器の奏形土器片数点、カマ ド及

び床面から羽口 2点 (120・ 121)と 砥石及び磨石各 2点、鉄製品は床面からほぼ完形の鉄鏃 3点 (111～ H3)
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S1142C
l 10YR4/4(褐 )しまり極めて有、粘性無、砂質、炭化物微量
2 10YR4/3(に ぶい黄橙)しまり極めて有、粘性無、砂質、マサ土中量

3.10YR3/4(暗 褐)し まり極めて有、粘性無、砂質、炭化物微量
4 10YR3/3(暗 褐)し まり極めて有、粘性無、砂質
5,10YR4/4(掲 )し まり有、粘性無、炭化物極めて微量
6 10YM/3(に ぶい責褐)しまり有、粘性無、砂質、マサ土辻少量
7 10YR2/3(黒褐)し まり有、粘性無、やや砂質
8.10YR5/3(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無、砂質、マサ土多量

9,10YR3/2(黒 褐)しまり'粘性有、地山・炭化物少量
10.10YR3/3(暗 褐)しまり 粘性有
11.10YR4/4(褐 )し まり有、粘性やや有、焼土粒微量
12.10Y諺3(黒褐)しまり有、粘性やや有、炭化物微量
13.10YR3/2(黒 褐)しまり有、粘性やや有、褐色土プロック微量

S1142D
14.10YRy3(暗 褐)し まり極めて有、粘性やや有、炭化物微量
15 10YR2/3(黒 褐)し まり'粘性有、黄褐色プロック少量
16 10YR3/3(暗 褐)し まり極めて有、粘性無、貼床

o                 2m

第168図  SI可 42C・ D竪穴イ主居跡 (4)
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S1142C カマドA
l.10YR6/6(明 黄褐)し まり・粘性有
2 10YR2/2(黒 褐)し まり無、粘性有
3.10YR3/4(暗 褐)し まり無、粘性有
4.10YR3/3(暗 褐)し まり無、粘性有
5.10YR3/3(暗 掲)し まり無、粘性有
6 10YR3/3(暗 褐)し まりやや有、粘性有、

地山プロック多量、焼土ブロック微量
7.10YR6/6(明 黄褐)し まり極めて有、粘性有、

カマ ド構築土崩落、下位が焼土化
3.10YR3れ (暗褐)し まりやや有、粘性有
9 10YR3/2(黒 褐)し まりやや有、粘性有
10.75YR4/4(褐)し まり無、粘性有、弱い焼土
11 75YR5/4(に ぶい褐)し まり無、粘性有、弱い焼土
12,75YR3/3(暗褐)し まりやや有、粘性有、

黄褐色土少量、焼土プロック微量
13 10YR3//2(黒 褐)し まりやや有、粘性無
14 10YR3カ (黒褐)し まり無、粘性やや有

ほ 羅尋挽 賛務
妻
軟焼部焼土 ]燃焼部焼土〇

|

A H_462m

〇
|

B

S1142C カマ ドB
a Hi464m b

S1142C カマ ドB
l.10Y楚 73(黒褐)し まりやや有、粘性有、炭化物微量
2 10YR3/3(暗掲)し まり 粘性やや有、黄掲色土・焼土粒微量
3.10Y彫/2(黒褐)しまりやや有、粘性有、責褐色土プロック徴量

::異器腕(鴇

義観
)]燃焼部焼土

S1142D カマ ド

C H‐ 469m

S1142D カ マ ド
ユ 10Y路 /3(暗褐)し まり無、粘性やや有、炭化物微量
2 10YR3れ (暗褐)し まり無、粘性有
3.10YR3/3(暗 褐)し まり有、粘性やや有
4.10YR3/2(黒 掲)し まりやや有、粘性有、

黄褐色土プロック・焼土ブロック多量
5 10YR3/4(暗 褐)し まり・粘性有、

黄褐色土プロック少量、炭化物徴量
6 75YR4/4(褐)し まり無、粘性有、焼土粒多量、炭化物少量
7 75YRν 4(に ぶい褐)しまり無、粘性有
8.10YR2/2(黒 褐)し まり無、粘性有、炭化物微量

み異尋税(鶏動景
)]燃焼部EEL

0      50cm

第169図  S1142C・ D竪穴住居跡 (5)
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とカマ ド及び埋土から釣 り針状のものが 4点、埋土から細い棒状と刀子片各 1点、鍛冶滓が約1.5kgと 鉄塊

系遺物 3個が出土した。

S1142Dは 、遺構群南部のⅧB-6pグ リッドを中心にS1142Cの下位に位置し、検出面はⅡ～Ⅳ層で

ある。 S1142C床面でプランを確認した。谷側が崩落により消失しているため全容は不明だが、残存部か

ら平面形・規模は一辺約 3mほ どの隅九方形を呈し、床面積は約 9だ と推定される。主軸方位はN-60° 一

Wである。残存する壁は鋭角的に外傾して立ち上が り、壁高は山側最大約10cmか ら谷側に向かい低 くなる。

埋土は基本的には褐色土混じりの黒色系土の人為的堆積である。床面は概ね平坦で堅締、東谷側半分が貼床

とされていた。床面施設は検出されなかった。

カマ ドは北西壁の中央やや南よりに付設されていたが、本体部は消失しており、袖部芯材の石や土器など

は認められないが、抜き取 りの小ピット7基が検出された。燃焼部は径約70cmほ どの略円形で、深さ約 3

cmほ どに掘 り窪められ、掘 り込みの煙道側が火熟により径40cmほ どの円形で、厚さ約 6cmほ どが赤色変

化していた。煙道は奥行き約110cm、 径約30cmの判 り貫き式で、外側に向かい緩い下 り勾配となっていた。

煙出しピットは、径約30cmの 略円形で深さ約110cmを測る。

遺物は、床面から土師器の奏形土器 1個体 (345)と埋土から破片と郭形土器片及び須恵器の奏形土器片が

数点出土 した。 1/1ヽ 山内)

S1143
1 10YR3/2(黒褐)しまりやや有、粘性少し有、黄橙プロック少量、炭微量

2 10YR2/2(黒 褐)しまりやや有、粘性少し有、暗褐色上、炭含
3 10YR/3(黒 褐)し まりやや有、粘性少し有、明黄褐プロック含
4 10YR2/3(黒 褐)しまり少し有、粘性少し有
5 10YR3/40旨褐)し まり少し有、粘性無、明黄褐ブロック少量
6 10YR4/4(褐 )し まり有、粘性無
7.10YR2/3(黒 褐)しまり少し有、粘性少し有
8 10YR2/3(暗 褐)し まり少し有、粘性少し有、黒色土 災含
9 10YRγ 6(明黄褐)しまり少し有、粘性少し右、黒褐色土混入、焼土粒含

10 10YR3/3(暗 褐)し まり少し有、粘性少し有、明黄褐色プロック 炭含

互ッ∠ζ44

日
ミ
寺

＝
Ｈ

ｌ
ｄ
ｌ

S1143カ マ ド

C H‐ 470m

A  H_477m
S1143カ マ ド
1.10YR76(褐 )しまり有、粘性少し有、

焼土ブロック含

2 10YR4/2(灰 黄褐)しまりやや有、

粘性少 し有、黄褐色土含む

3 10YR3/4(暗 褐)しまりやや有、

粘性少 し有
4 10YR3/4(暗 褐)しま りやや有、

粘性少 し有、黄褐プロック含む

5 10YR3/4(暗 褐)しまり有、粘性無、

黄褐プロック含む (袖土 )

6 5YR6/8(橙 )焼土

第170図  S1143竪 穴住居跡
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o                            2m
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S1143竪穴住居跡 (第 170図、写真図版129)

赤25D区東斜面、ⅧB-61グ リッドに位置し、Ⅳ層上面で検出された。本遺構は煙道の一部と煙出しピ

ットをS K258に 切 られている。よって新旧関係は (新)S K258→ (十 日)S1143である。東側斜面が崩落し

ているため平面形・規模は不明だが、西壁は2.8m遺存し、北壁と南壁は1,7m残存していることから、長軸 3

m弱、短軸1.7m以上の隅丸長方形ないし方形を呈 していたものと思われる。また、本遺構は埋土の黒褐色

土が検出面であるⅣ層の上と類似しているために精査に苦慮し、壁面並びにカマ ドの一部を掘 りすぎている。

主軸方位はN-40° 一W、 床面積は3.9∬ を測る。壁は外傾 して立ち上がる。壁高は西壁で49cmを 測 り、

南・北壁は東に向かうにつれて低 くなる。埋土は上位は黒黄褐色、下位は暗褐色土を主体とした自然堆積を

呈し、10層 に細分された。床面は平坦で締まっている。

カマ ドは北壁に位置する。本体部の残存状況はあまり良くない。袖は自然石を 1個芯材に用いて暗褐色粘

土で構築されている。燃焼部は30× 29cm、 厚さ8cmの焼土が形成されている。煙道部は幅27cmの煙道が

22cm残存 しているが、 S K258に大半を切られており、掘 り込み式なのか到 り貫き式なのかは不明である。

遺物は出土しなかった。

S1144竪穴住居跡 (第 171図、遺物図版31・ 124、 写真図版129・ 230'305)

赤25C区南半部、ⅧB-3mグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。本遺構はS K 142構築時に人為

的に埋められている上に北東コーナーをS X 179に 切られているが、S K 142と S X 179は直接的な切 り合

い関係が無いため両遺構どうしの新旧関係は不明である。少なくとも新旧関係は、 (新)S K 142'S X 179
→

(十日)S1144である。

北側斜面が崩落しているため平面形・規模ははっきりしないが、西壁は3.6m、 東壁は1.5m残存 し、南壁は

5,3m遺 存 していることから長軸 5m前後、短軸 4m前後の隅九長方形を呈 しているものと思われる。主軸

方位はW-9° 一S、 床面積は残存部分で15.9ど を測る。壁はやや外傾 して立ち上が り、壁高は南壁で55cm

を測 り、西。東壁は北に向かうにつれて低 くなる。埋土はにぶい黄色土を主体とした人為堆積で13層 に細分

された。床面は平坦で堅 く締まっている。床面施設として西壁・北壁際を中心に柱穴が 3基 (Pl～ P3)

検出されているが、位置的に主柱穴となり得るのはP2であると思われる。

カマ ドは西壁に位置する。本体部の残存状況は不良で、両袖は芯材の抜き取 り穴と考えられるピットが各

1個あるのみで袖土は確認されなかった。燃焼部は径42× 39cm、 厚さ3cmの 焼土が形成されている。煙道

部は長さ1.35m、 幅41cmの /●Hlり 抜き式の煙道で下 り勾配で煙出し部へ続いている。煙出し部は径36× 29cm

の楕円形状を呈し、深さ87cmを 測る。

遺物は土師器片が15点、炉壁片が 1点、鉄製品が 1点 と鉄津が出土している。このうち掲載した遺物は床

面より出土したRMlの小刀 (126)と 埋土中より出土した土師器奏 (355)で ある。

S1145竪穴住居跡 (第 172図、写真図版130)

赤25C区北半部、ⅧB-5i・ 6iグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。東側斜面が崩落しているた

め平面形・規模は不明だが、西壁は4.7m遺存 し、北壁は1,7m、 南壁は1.6m残存していることから、長軸約 5

m弱、短軸 2m以上の隅丸長方形乃至方形を呈していたものと思われる。主軸方位はW-4° 一S、 床面積

は5,5∬ を測る。壁は鋭角的に立ち上がる。壁高は西壁で61cmを測 り、南・北壁は東に向かうにつれて低 く

なる。埋土は上位はにぶい黄褐色、中位は褐色土、下位は黒褐色土を主体とした自然堆積を呈し、10層 に細

分された。床面は平坦で締まっている。床面施設としてカマ ド左脇より柱穴を 1基 (Pl)検出したが、主

柱穴となり得るかは不明である。
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SH44

A H‐ 530m

S1144
1 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、明黄褐色プロツク含

2 10YR5/6(黄 褐)し まりやや有、粘性少し有、にぶい黄褐色土含

3.10YR5/3(に ぶい黄掲)し まりやや有、粘性少し有、

4.錦馬籠完至妥描Feま りやや有、粘性少し有、にぶい黄褐色土含

5 10YR5/3(に ぶい黄褐)しまりやや有、粘性少し有
6 10YR6/6(明 黄褐)し まりやや有、粘性少し有、マサ土含
7 10YRν 3(に ぶい黄橙)し まりやや有、粘性少し有、

黄褐色プロック・炭少量含む、マサ土含
8.25Yy4(淡 責)し まりやや有、粘性無
9.10YR6/8(明 責褐)し まり。粘性やや有、炭 焼土含
10,25Y6/3(1こ ぶい黄)し まりやや有、粘性無
H 25Y7/4(浅黄)し まりやや有、粘性無
12 10YR5/3(に ぶい黄褐)しまりやや有、粘性少し有、

明黄褐色ブロック含
10YR5/3(に ぶい責褐)し まりやや有、粘性少し有
10YR6/6(明 責褐)し まりやや有、粘性少し有、マサ土含

Ell

日
卜
Ｓ

＝
Ｈ

Ｉ
ｏｌ
ｌ

B

S1144 カマ ド
a H‐ 521m

o                          2m

d

ｂ
一

G H=515m
o      5Clcm

S1144 カマ ド
1 10YR3/4(暗 褐)しまりやや有、粘性少し有
2 10YR5/4(に ぶい責褐)し まり有、粘性やや有、炭・焼土含む

3.10YR4/4(掲 )し まりやや有、粘性やや有、炭含む

4.5YR7//4(に ぶい栓)焼土
5,10YR4/2(灰 黄褐)しまり有、粘性無

S1144竪穴住居跡
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S1145

S1145カマ ド

AH_476m

S1146カ マ ド

a H=481m

||  ヽヽ
|キ   ＼ヽ

尽
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＝
車
　

´ヽ
―
判

A H=489m 0                            2m
|

S1145
1.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、

浅黄橙色プロック含
2.10YR5/3(1こ ぶい黄褐)し まり有、粘性無、

浅黄橙色プロック・災含
3 10YR4/4(褐 )し まりやや有、粘性無、にぶい黄橙色・え合
4.Ю YR74(1こ ぶい黄橙)し まりやや有、粘性無、炭含
5 10YR4/4(褐 )し まり有、粘性無、黒掲色・淡黄色土含
6.10YR6/4(に ぶい黄栓)し まりやや有、粘性無、炭含
7.25Yy4(淡 黄)し まりやや有、粘性無
8,10YR5/6(黄 褐)しまり有、粘性少し有、

責橙色プロック・濃含
9 25Y7/4(浅 黄)し まりやや有、粘性少し有、
10.10YR2/3(黒 褐)し まりやや有、粘性少 し有、炭含

S1145カ マ ド
1.10YR5/6(黄 褐)しまり有、粘性やや有、

焼土プロック含む
2 10YR3/4(暗 褐)しまり有、粘性無、炭含む
3 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり少し有、粘性無、

焼土 マサ土含む
4 10Y酵 3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、

炭 マサ土含む
5,10YR4/4(褐 )し まりやや有、粘性無、

にぶい責褐色土含む
6.5YR7/4(に ぶい橙)焼土
7.10YV3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、

石の据え方の埋土

0                2m
|

S1146
1 10YR4/3(に 然い黄褐)し まりやや有、粘性無、炭少量
2 10YR5/3(に ぶい黄褐)し まり少し有、粘性無
3.10YR6/3(に ぶい黄橙)し まり少 し有、粘性無
4 10YR5/3(1こ ぶい黄褐)し まり少 し有、粘性無、マサ土プロック含
5,10YR3/3(暗 褐)し まり少 し有、粘性無

S1146 カマ ド
1.10YR5/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性少 し有、明黄褐色ブロック含む
2 10YR6/3(1こ ぶい黄橙)し まり少し有、粘性無、炭少量
3.10YR4/4(褐 )し まり少し有、粘性無、民少量
4 5YR7/3(に ぶい橙)焼土
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第172図  S1145・ 146竪穴住居跡
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カマ ドは西壁中央南よりに位置する。本体部の残存状況はあまりよくない。左袖は自然石を 1個芯材に用

いて褐色粘土で構築されているが、右袖より芯材の抜き取 り穴と思われるピットが 2基検出されたのみであ

る。燃焼部は42× 37cm、 厚さ6cmの 焼上が形成されている。煙道部は長さ99cm、 幅34cmの制 り貫き式の

煙道で下 り勾配で煙出し部へ続いている。煙出し部は径31× 30cmの 円形を呈し、深さ101cmを測る。

遺物は土師器片が 2点、羽口片が 1点出土している。

S1146竪穴住居跡 (第172図、遺物図版71、 写真図版130。 257)

赤25C区北半部、ⅧB-6jグリッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。検出当初はS K272を 切っている

土坑として精査を開始したが、西壁中央からカマ ドを検出したので竪穴住居跡と判明した。東側斜面が崩落

しているため平面形・規模ははっきりしないが、西壁は2.6m遺存し、北壁は lm、 南壁は0.9m残存している

ことから、長軸2.5m前後、短軸 lm以上の隅九長方形乃至方形を呈しているものと思われる。主軸方位は

W-1° 一S、 床面積は残存部分で2.3だ を測る。壁はやや外傾して立ち上が り、壁高は西壁で62cmを 測 り、

北・南壁は東に向かうにつれて低 くなる。埋土は上 。中位はにぶい黄褐色土、下位は黒褐色土を主体とした

自然堆積で 5層 に細分された。床面は平坦で堅く締まり、カマ ド両側の壁面際から周溝が検出された。周溝

は幅11～ 14cm、 深さ 5～ 7cmを測る。

カマ ドは西壁中央に位置する。本体部の残存状況は不良でカマ ド構築粘土・袖は確認されず、僅かに燃焼

部焼土が残存 しているのみである。燃焼部は径44cm、 厚さ9cmの焼土が形成されている。煙道部は長さ

11lcm、 幅23cmの判 り貫き式の煙道で下 り勾配で煙出し部へ続いている。煙出し部は径34× 31cmの円形を

呈し、深さ121cmを測る。

遺物は土師器片が小袋 1袋分、羽日片が 2点 と鉄津が出土している。遺物は羽口片が 2点出上している。

このうち掲載した遺物は埋土中より出土した羽回 (131)である。               (島 原)

S1147竪穴住居跡 (第173図、遺物図版32、 写真図版131・ 231)

F区赤25D区 の平坦部南西端ⅧB-7n・ oグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。 S1123・ SK

247・ 292と 重複 し、検出状況から新旧関係は (新)S K247→ S1147→ S1123・ S K292(古 )である。東谷

側はS K247と 崩落によって消失しており、全容は不明だが、遺存部分から平面形。規模は、北東―南西の長

軸約3.5m、 短軸約25m前後の歪な隅丸略長方形で、床面積は約11∬ ほどと推定され、主軸方位はN一

50° 一Wである。壁は外傾して立ち上が り、壁高は西山側の最大約40cmか ら東側に向かい低 くなる。埋土

は黒色土を主体とする人為的堆積と思われる。床面は平坦で堅締、床面施設としてはカマ ドの両側に柱穴 1

基と長さ約60cm、 幅約25cmの 壁溝状のものを検出した。

カマ ドは北西壁の南端に付設され、煙道先端と煙出しは木根によって破壊されていたが、本体部の遺存状

態はかなり良好で、袖部には芯材として人頭大の石を用い、天丼部の架構には長さ45cmほ どの亜角礫 1個

を組み、黄掲色粘土で構築されていた。燃焼部はおよそ平坦で火熟により40× 30cmほ どの略楕円形で、厚

さ約 3cmほ どが赤色変化していた。煙道は奥行き約130cm、 径約30cmほ どの/●kllり 貫き式で、外側に向かい

上 り勾配である。煙出しピットは径約30cmの 略円形で煙道よりも深く35cmほ どが残る。

遺物は、カマ ドから芯材あるいは支脚に使用したと思われる土師器の奏形土器半個体が 2点、(374・ 375)

と須恵器の壺形土器片 2点、埋土から羽口片 1点 と鍛冶津約0。7kgが出土した。

S1148竪穴住居跡 (第174図、遺物図版32'99'100。 126、 写真図版119・ 231・ 286・ 306)

F区赤25D区 の平坦部西端ⅧB-7nグ リッド杭を中心に位置し、検出面はⅥ層上面である。検出当初煙

出しを確認できず、 S1123の精査時に煙道を検出して住居跡と判明したものである。 S1123・ 150、 SK

―-309-



Sl1 47

日
０
鋒

＝
【

ｌ
ｑ
ｌ

S1147
1 10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり・粘性有
2.10YR3/3(暗褐)し まり極めて有、粘性有
3 10YR3/4(暗褐)し まり極めて有、粘性有、

マサ土粒少量
4.10YR3/3(暗 褐)し まり極めて有、粘性有、

炭化物少量
5。 lσrR5/6(黄 褐)し まり極めて有、粘性有
6.10YR3/3(暗褐)し まり・粘性有
7,10YR73(に ぶい黄褐)しまり・粘性有、

焼土プロック少量

0                2m
A H‐ 466m B

S1147 カマ ド

A H_466m

日
０
齢
＝
Ｈ

Ｏ‐
「

〇
|

S1147カ マ ド
1,10YR4れ (褐)しまり極めて有、粘性有
2 10YR4れ (掲)しまり有、粘性やや有、炭化物 焼土粒微量
3 10YR4/6(褐 )しまり極めて有、粘性有、カマ ド天丼部崩落土
4 10YR4/4(褐 )しまり 粘性無、焼土プロック微量
5 10YR4れ (褐)し まりやや有、粘性無
6.75YR4/6(褐 )し まり 粘性有、焼土ブロック少量
7 10YR4/6(褐 )し まり無、粘性やや有、炭化物 焼土粒微量
8 75Y馳 /6(褐)し まり 粘性無
9 ■5YR4/4(褐 )し まり無、粘性有、焼土粒少量
10.7FDYV4(褐 )し まり無、粘性有、焼土粒少量
11 75YM/6(褐 )し まり 粘性有、焼土プロック少量
12 10YV/3(に ぶい黄橙)し まりやや有、粘性無、マサ土

i::1時ミ矛孝1屠暑とき真鏡ヨをF驚繰報著種鸞輔善酢錘至
16.5YR4/6(赤 褐)燃焼部焼土

第173図  S1147竪 穴住居跡

0       50cm
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A

S1148

A H=464m

S1148
1 10YR3/4(暗 褐)し まり極めて有、粘性有
2 1oYR3/3(暗 褐)し まり極めて有、粘性有、マサ土粒多量
3 10YR3/2(黒 掲)し まり 粘性有、マサ土ブロック中量
4.10YR2/2(黒 褐)し まりやや有、粘性有
5 10YR2/3(黒 掲)し まりやや有、粘性有、炭化物微量
6 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性有
7 10YR74(褐 )しまり。粘性有
8 10YR3/3(暗 褐)し まり有、粘性やや有、災化物微量
9 10YR3れ (暗褐)し まりやや有、粘性無、炭化物微量
10 1CIYR5/3(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無、砂質
11.10Yる /4(にぶい黄褐)し まり有、粘性無、砂質
12 10YR2/2(黒 褐)し まりやや有、粘性有、炭化物少量、焼土粒微量
13.10YR3/3(暗 褐)し まり有、粘性やや有、炭化物微量
14 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、砂質

SH48 カマ ド
a ■‐467m

Ы123、     /s1123
ゝ     ―`‐――‐_

Cll

S1148 Kl
eH‐ 461m       上

b

0                     1rn

S1148 炉B
l.10YR4/・4(褐)しまり有、粘性やや有、

炭化物徴量
2.10YR3/3(暗 褐)し まりやや有、

粘性有、炭化物を少量含む
3.5YR4/6(赤 褐)焼土

S1148 地床炉
gH=461m h

―S1148 地床炉
1.5YR4/6(赤 褐)焼土

S1143 カマ ド
1.10YR5/6(黄 褐)し まり極めて有、粘性有
2.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、砂質
3.10YR2/2(黒 褐)し まり無、粘性有、災化物少量
4.10YR4/3(1こ ぶい黄褐)し まり 粘性有
5.10YR4/4(褐 )し まり極めて有、粘性有、焼上粒微量
6.75YR3/4(暗 褐)し まり極めて有、粘性有、焼土プロック少量、カマ ド内壁崩落部
7.10YR6/4(に ぶい黄橙)し まりやや有、粘性無、砂質
8.10YR2/3(黒 褐)し まり極めて有、粘性有、焼土プロック 炭化物微量
9,10YR3浴 (暗褐)し まりやや有、粘性無、砂質、炭化物微量
10 10YR4/6(褐 )し まり有、粘性やや有
11.25Y6/4(に ぶい責)し まり有、粘性やや有

制絨躍静まをICま ,層憩とを「範桂塞ヽ白粧牒二
15 5YR4/6(赤褐)燃焼部焼土

第174図 S1148竪穴住居跡
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249。 292と 重複し、検出状況等から確認できた新旧関係は (新)S1148→ S K249。 292→ S1150→ S1123

(古)である。東側はS K249と 崩落によって消失しており、全容は不明だが、遺存部分から平面形・規模は、

およそ北―南の長軸約5.5m、 短軸約3.5m前後の隅丸略長方形で、床面積は約15だ ほどと推定され、主軸方

位はN-70° 一Wである。壁は外傾 して立ち上が り、壁高は西山側の最大約50cmか ら東側に向かい低 くな

る。埋土は流入と崩落の繰 り返しの黒色系土と褐色系土が互層となる自然堆積である。床面は平坦で堅締、

北側 S1150部分は貼床となっていた。床面施設としては南側中央にKl土坑 とこの北隣に地床炉 1基、こ

のほか柱穴 4基 と西壁際のカマ ド両側で総長約 4m、 幅約15cm、 深さ約3cmの壁溝を検出した。Klの平面

形・規模は開口部約80× 60cmの楕円形で、深さ約 5cmの 浅い皿形を呈 し、底面中央は径約20cmほ どの略円

形で、厚さ約 2cmほ どが火熱により弱 く赤色変化していた。地床炉は径約30cmほ どの略円形で、火熱によ

り厚さ約 3cmほ どが赤色変化 していた。

カマ ドは西壁の南よりに付設されているが、煙道及び煙出しの上部をS1123の 精査時に掘削したため消

失してしまった。本体天丼部は崩落し、袖部は架構・芯材として石や土器などは認められないが、抜き取 り

の小ピット3基が検出され、責褐色上で構築されていた。燃焼部は平坦で火熱により径約40cmほ どの略円

形で、厚さ約 5cmほ どが赤色変化 していた。煙道側の焼上の端には支脚と思われる拳大の石が埋置されて

いた。煙道はS1123ベ ル トの観察から判 り貫き式と見られ、奥行 き約160cm、 径約30cmほ どと推定され、

外側に向かい緩い上 り勾配となっていた。煙出しピットは深さ約40cmほ どと思われる。

遺物は、埋土から土師器の甕形土器片少量と郭形土器片数点、須恵器の奏形土器片 1点、カマ ドから羽口

片 2点、床面から砥石 1点 (158)、 埋土から磨石 2点、鉄製品は埋土からほぼ完形の鉄鏃・鉄鐸・釣針各 1

点 (145～ 147)と 鍛冶津が約0.6kg出土した。

S1149 S1149 カマ ド

C H=465m

a H‐
462m

0            50cm

引
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＝
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―
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0                 2m

S1149
1 10YR3/3(暗褐)し まり 粘性有、マサ土粒多量、炭化物微量
2 10YR74(褐 )し まり 粘性有、マサ土粒少量
3 10YRワ 4(褐 )し まり 粘性有、焼土ブロック少量
4 10YR5/4(にぶい黄褐)しまり 粘性有

S1149 カマ ド
1 10YR3/3(暗 掲)し まり有、粘性やや有、焼土粒 炭化物粒少量
2 10YR5/8(黄 褐)し まり極めて有、粘性有、カマ ド構築土崩落
3 10YR76(褐 )し まり極めて有、粘性有、

焼土ブロック 黄褐土ブロック微量
4 25Y6れ (に ぶい黄)し まり有、粘性無、マサ土
5 10YR3/4(暗 褐)し まり有、粘性やや有
6 10YRν 4(1こ がい黄橙)し まり 粘性無、砂質
7 10YRク 6(褐 )し まり極めて有、粘性有、焼土ブロック多量
8 10YRγ 4(1こ ぶい黄橙)し まり極めて有、粘性無、砂質
9 5YR5れ (に ぶい赤掲)燃焼部焼土

S1149竪穴住居跡
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S i149竪穴住居跡 (第175図、遺物図版126、 写真図版132・ 306)

F区赤25D区 の平坦部北端ⅧB-7mグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。 S1150A・ Bの カ

マ ド煙出しを床面で検出したことから本遺構が新しい。東側の大半が崩落によって消失しており、全容は不

明である。遺存部分から平面形・規模は一辺約2.5mほ どの隅丸方形を呈 し、床面積は約 8だ と推定される。

主軸方位はおよそ西にある。壁は山側西壁のみ遺存 し、壁高約20cmで外傾して立ち上がる。埋土は西山側

に僅かに残るだけで、上位黒色土と下位褐色系土が流入した自然堆積である。床面は平坦で堅締、床面施設

は検出されなかった。

カマ ドは西壁のほぼ中央に付設されているが、本体部は消失し、袖部は架構・芯材として石や土器などは

認められないが、抜き取 りの小ピット5基が検出された。燃焼部は平坦で火熟により60× 35cmほ どの広が

りで、厚さ約 5cmほ どが赤色変化 していた。煙道側の焼土の端には支脚の抜 き取 りと思われる小ピットが

ある。煙道は奥行き約50cm、 径約25cmの制 り貫き式で、本体よリー段約 3cmほ ど低 く水平に掘 り込まれ

ていた。煙出しピットは径約20cm、 深さ約25cmを 測る。

遺物は、埋土から土師器の奏形土器片約10点、カマ ド煙道から鉄廷状の鉄塊 1点 (147)と埋土及びカマ ド

から鍛冶津が少量出土した。

S1150A・ B竪穴住居跡 。S X W69鉄生産関連炉跡

1/1ヽ 山内)

(第 176・ 177図、遺物図版26・ 32・ 33'72'98。 100'126、 写真図版132・ 133・ 227・ 231・ 232・ 257・ 285・ 286・ 306・ 321)

赤25D区 のⅧB-7・ 8m・ nグ リッドに位置し、幹尾根中腹にある舌状の枝尾根緩斜面のⅥ層上面で検

出している。S1150Bは検出の初期段階で確認しているが、S1150Aは S1123の北側に一部見られる壁

溝とS1150Bの 北西壁側で検出した煙道の残存によって確認した遺構である。S1123、 S1148、 S1149、

S XW52及 びS N48と 重複し、切り合い関係からS1123、  S1148、 S11491ま S1150A・ Bよ り新しヤヽと

判断する。S XW52は S1150Bの検出面で確認し、 S N481よ S1150Bの 埋土中で検出しており、いずれも

S1150Bよ り新 しく、またS1150Aに伴う可能性が考えられる。 S1150Aと S1150Bの新旧はS1150

Aに伴うと想定する柱穴が、 S1150Bの 床面施設の埋土を切っており、S1150Aが新しいと捉える。

S l150Aは S1123と S1148に よって大部分を切られており、規模・平面形の詳細は不明である。残存

するカマ ド煙道・煙 り出しピット、及び壁溝で推察すると主軸方位はN-50° 一Wと 思われる。

カマ ド煙道は到 り貫き式で西側 (山側)を 向き、残 りの奥行きが85cm・ 径が25cmを 測 り下 り勾配になって

いる。煙 り出しピットの残存は、深さが25cm。 径が30cmを 測る。出土遺物はない。

S1150Bは S XW55と S N48が埋上の一部を切るだけで、重複による遺構への影響は少ない。但し床面

が北側 (谷側)の途中から削られてお り、規模・形状の詳細は不明である。壁面の残存と検出した柱穴の配

置で推察すると、平面形はN-50° 一Wを主軸方位とする隅丸長方形を呈していたと思われる。壁長は南西

側が5.3m、 北西及び南東側の残 りがそれぞれ3.2m。 1.5mを測 り、推定する床面積は約27.0だである。壁はい

ずれも垂直気味に立ち上が り、壁高は南西及び北西側中央で35cm、 南東側中央で10cmあ る。埋土は褐色土

主体の人為的堆積 と思われる。床面は南側の一部に貼床されており、柱穴を17基 (Pl～ P5。 P10～ P21)

伴い、残存する壁際に壁溝が見られる。柱穴は規模・配置から判断してPl～ P5は 主柱穴、 P19～ P21は

副柱穴、また南西側壁際のP14～ P18は 出入 り回の段を付設した跡で、北東側崩落部で検出したP10～ P13

は主柱穴の付け替え跡と考える。他のP6～ P9はその配置からS1150Aの主柱穴と想定する。そのほか

床面中央付近から6列 ×5行に並んだ楕円形の窪みを検出しているが、床板を支える根太跡と推察している。

床面施設としては四隅から土坑を4基 (Kl～ K4)、 中央東側から炉を 1基及び中央南側から鍛冶炉を 1
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A H_461m

0                2m

SH50B Kl
a H‐

456m

S11開B Kl
l.19YR5//4(に ぶい責褐)し まり中、粘性無
2 10YR6/4(1こ ぶい黄橙)し まり中、粘性無
3.10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり中、粘性無、黄褐色土プロック少量
4 10YR6/4(に ぶい黄橙)し まり強、責褐色土プロック少量
5,10YR6/74(に ぶい黄橙)し まり強、粘性無
6 10YR6/4(に ぶい費橙)し まり中、粘性無
7.10YR8/4(浅 黄橙)砂質、しまり中、粘性無

S1150B
l.10YR4/3(に ぶい黄掲)しまり中、粘性無
2.10YR4/4(褐 )し まり中、粘性無
3.10YRν 3(暗褐)しまり中、粘性無
4 10YR3/4(暗 褐)しまり中、粘性無、炭化物微量
5 10YR5/4(1こ ぶい黄褐)しまり中、粘性無、マサ土粒少量
6.1ばどRFo/4(1こ ぶい黄掲)しまり中、粘性無
7.lllYRν4(1こ ぶい黄褐)しまり弱、粘性無
8.10YR6/4(1こ ぶい黄橙)しまり小、粘性無
9 10YR7/4(に ぶい黄橙)砂質、しまり中、粘性無、貼床
10.101rR6れ (にぶい黄橙)しまり中、粘性無、根太跡

Sl150B K2

b H‐
4&6m

Ы 150B K2
1.10YR6/4(に ぶい黄橙)しまり強、粘1生無、炭化物少量
2 10YR4/4(褐 )しまり中、粘性無
3 10YR6/4(に ぶい責橙)しまり強、粘性無
4 10YR6/4(に ぶい黄栓)しまり中、粘性無

自
【０寸＝Ｈ
・

´ヽ―
判
―

ざ
一

0           1m

第176図 S1150AB竪 穴住居跡 。SXW69鉄生産関連炉跡 (1)
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S1150B K3
1.10YR74(褐 )しまり'粘性有、マサ土粒少量
2.10YR3/4(暗 掲)しまりやや有、粘性有
3 10YRν 4(に ぶい責橙)し まり極めて有、

粘性有、マサ土粒微量
4.10YR5/3(に ぶい黄褐)し まり・粘性有、

マサ土粒少量
10YR4/4(褐 )しまり。粘性有
10YR5/4(にぶい黄褐)し まり極めて有
粘性有、炭化物微量
10YR7/4(にぶい黄橙)しまり'粘性有
10YR7/3(にぶい黄橙)し まり 粘性有
10YR6/4(1こ ぶい黄橙)しまり'粘性有
10YR7/3(にぶい黄橙)しまり 粘性有

Sl1 50Bカ マ ドB

S1150B K3
C H‐

455m

〇
|

A H=4&8m

S1150B K4

S1150B K4
1.10YR3/3(暗褐)し まり。粘性有、

炭化物少量
2.10YR3/4(暗褐)し まりやや有、

粘性有、マサ土粒少量
3.10YR4/4(褐 )しまりやや有、

粘性有
4.10YR6/4(に ぶい黄橙 )

しまり・粘性有、マサ土粒中量

0           1m

SXW6抵

懸

止 H=Ъ 5m 二

SXW69  す

1.10YR2/2(黒褐)しまり強、粘性無
2 5YR6/4(に ぶい橙)焼土

3.25Y2/1(黒 )還元部、蒸焼

S1150B炉
≦上H=455m ≦と

す
S1150B 炉
1 5YR6れ (にぶい橙)焼土

丁
一

ｄ
一

５

６

　

７

８

９

Ю

0      50cm

Ell 01

Sl1 50Aカ マ ドA
f H‐

460m

S1150A カマ ドA
l.75YR4/6(褐 )し まり極めて有、粘性有、弱い廃棄続上
2.10YR5/4(に ぶい黄掲)しまり有、粘性無、砂質
3 10YR6/3(に ぶい黄橙)しまり有、粘性無、砂質、マサ土
4.10YR3/4(暗 褐)し まりやや有、粘性有、地山プロック微量
5 10YR2/3(黒褐)し まり無、粘性有
6.10YR4/3(に ぶい黄褐)しまり無、粘性やや有

S1150B カマ ドB
l.10YR4/6(掲 )しまり強、粘性無、焼土・黄褐色土プロック多量
2.10YR4/6(褐 )し まり強、粘性無
3.10YR4/6(褐 )し まり中、粘性無、黄橙色土ブロック中量
4 10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり中、粘性無、マサ土多量
5,10YR5/6(黄 褐)しまり強、粘性やや有
6 5YR5/8(明 赤褐)焼土、カマ ド内壁崩落土
7.10YR4/6(褐 )し まり強、粘性無、焼土ブロック少量
8.10YR3/4(暗 褐)し まり中、粘性無
9.7うYR5/8(明 褐)しまり中、粘性無、焼土プロック少量
10,10YR4/6(褐 )しまり中、粘性無
11.10YR3/4(暗 褐)し まり中、粘性無

≧1横薇擁選信|こま,議←驚窪著「凝そ懃土
縁爵駿 縦4説、働1鵬織土

日
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B

0            50cm

S1150AB竪穴住居跡 。SXW69鉄生産関連炉跡 (2)第177図
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基 (S X W69)検 出している。土坑 Kllよ 0.5× 1.lmの規模の不整な楕円形で、深さは約50cmを測 り断面形

は鍋状を呈している。埋土に鍛造剥片を含み、 S XW69と 隣接 し付近から鉄砧石 S2(146)が出土している

ことから鍛冶の足場穴と思われる。なお S1150Aの主柱穴と捉えるP7が土坑Klの埋土を切ってお り、

S1150Aが S1150Bよ り新 しいと判断したものである。土坑K2は 0,7× ■3mの規模で隅丸方形を呈し、

深さが50cmを 測 り、壁は垂直気味に立ち上がる。底面はほぼ平坦で主柱穴 Pと を伴っている。土坑K3は平

面形が径1.lmの不整な円形で、深さが約50cmあ り断面形は鍋状を呈 している。土坑K4は崩落した肩口に

あって70× 80cmの規模の精円形を呈し、断面形は鉢形で深さが約60cmを測る。炉は17× 25cmの規模の楕

円形で深さ3cmの窪みを伴っており、窪みの底面には厚さ2cm程度の焼土がある。

S X W69鍛冶炉は土坑K2の北側に隣接 し、18× 25cmの規模の楕円形で深さが約 5cmあ り、埋土に鍛造

剥片を含んでいる。底部の焼土は10× 15cmの楕円形を呈して厚さ4cmを 測 り、一部弱い還元状態にある。

カマ ドは北西側 (山側)壁のほぼ中央に位置している。検出時には、煙道が崩れた構築粘土で塞がれてお

り、カマ ド袖の左側壁面には芯材石 Sl・ S2が付設したままあった。右側床面には抜 き取 り穴が見 られ、

燃焼部には支脚に転用したと思われる羽口RPl(139)が残っていた。燃焼部焼土は45× 55cmの不整な楕

円形を呈 し中心の厚さは約 5cmを測 り、焚き口部分は0。7× 1.Ocmの 規模の楕円状で一段低い位置にある。

煙道は割 り貫き式で奥行きが1,4m・ 径が28cmあ り、奥が入 り回より30cm程度深 く下 り勾配になっている。

また、煙 り出しピットは深さが62cmで、径が33cmを 測る。

住居跡として登録しているが、出土遺物から判断して製品加工を目的とした本格的な鍛造作業が行われて

いた可能性がある。また根太跡の側に鍛冶炉を伴うのは不自然で、住居として利用した時期と作業場として

利用した時期との二時期あった可能性も推察される。柱穴数が多いのは作業場として利用していた際の、建

物の補強の為とも考えられる。

遺物はカマ ド構築粘土の上から鉄斧RMl(152)が 出土したほか、刀子 (149)、 雁股鏃 (150)、 鉄鏃 (151)、

板状鉄 (153)、 釣針 (154)と いった鉄製品及び前述の鉄砧石のほか鉄塊系遺物 (5点)や鍛冶津 (3点)等、

鍛造に伴う遺物が埋土や土坑 Kl・ K2か ら出土している。また土師器の奏 (380～ 383)や郭 (384～ 386)、

及び須恵器片 (387～389)等 の上器類や、磨石や砥石等の石器類が埋土や床面及び土坑Kl～ K3か ら出土

している。

S旧 80A・ B・ C竪穴住居跡、SX]55A工 房跡、 S K299上坑

(亀 )

(第 178図、遺物図版26・ 27・ 68。 93。 122、 写真図版134・ 135・ 151・ 227・ 228。 254。 263・ 281・ 304。 317)

F区赤25(A)区北側の棚部、ⅧB-1l f～ 12dグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。検出時の平面

プランから、数棟の竪穴形状の遺構の重複が推測されたため、これらが把握できるよう共通の断面ベル トを

設定し、精査を開始した。結果、埋土断面及び掘 り上が りの平面形状などから、竪穴住居跡 3棟 (S1180

A・ BoC)、 工房跡 1棟 (S X 155A)、 土坑 2基 (S K298・ 299)が確認された。これらの新旧関係は、

断面状況や平面形の直接的な切 り合い及び相対関係から、 (新)(S K299→ S X 155A)、 S K298→ S1180

A→ S1180B・ C(十日)と なる。以下、新 しい遺構の順に追って説明する。なお、 S K298に ついては当初

に設定した断面ベル ト外で検出されたため、個別に後述する。

S K299について、当初の検出プランから単独の遺構 S X 155Aと して精査を行ったが、埋土断面及び掘

り上が りの形状から、これを切る土坑であることが判った。平面形は略円形を呈し、規模は開田部径約150

～160cm、 底部径約140cmを測る。壁はいずれもほぼ直角に立ち上がり、斜面上方の西側の上半部は崩落に

より外反する。深さは斜面上方で約85cm、 斜面下方で約40cmを 測る。埋土は 7層 に細分されるが、上位の
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オリーブ褐色土、中位の浅黄色土、下位のにぶい黄色土に大別される。底面は平坦である。

遺物は、土器は総数で土師器の発形土器片が約10点、郭形土器が 1点出土した。この他、刀子が埋土中よ

り1点、鉄津が埋土中より少量出土した。

S X 155Aは 、 S K299に よりその大半が切 られているため詳細は不明だが、平面形は隅九長方形を呈 し、

規模は長辺約2.4× 短辺約1.5mが推測される。長軸方向は等高線に平行 し、床面積は推定2.8だ である。壁は

緩やかに立ち上が り、壁高は斜面上方の北西壁で最大の約15cmを 測る。埋土は黄褐色の単層である。床面

はおよそ平坦で締まりがある。床面施設として、遺構西側に炉Aと 南東側に炉Bが検出された。ttAは床面

から僅かに窪んでお り、底面に厚さ lcmに満たない橙色焼土が点在する。また、この南東方向には径約

30cm、 深さ約10cmの ピット(PPl)が確認できる。これらの埋土からは多量の小鍛冶滓が出土してお り、

また土壊サンプルを行った結果、少量の鍛造剥片が検出されたことから、鍛冶関連施設であった可能性が考

えられる。炉Bは地床炉で、径約30cm、 厚さ lcm未満の微弱な橙色焼土が広がる。

遺物は、磨石が埋土中より2点、鉄製品として、検出面より鉄斧 (血96)が、埋土中位より鉄鏃 (血95)、

筒状鉄製品 (h97)、 釘 (h98)、 板状鉄製品 (h99)がそれぞれ 1点出土 した。また、鉄塊系遺物が埋土上位

より1点、炉壁が埋土中より1点 (No26)、 上記の様に鉄津が多量と鍛造剥片が少量出土した。

S1180Aに ついて、精査過程で床面の異なる竪穴住居跡 (S1180B・ C)が確認されたが、その新旧関係

を見誤ったため、本遺構の北側の詳細は不明となってしまった。残存部から、平面形は隅丸長方形を呈する

と思われ、規模は長辺 7m以上、短辺3.2m以上が推測される。長軸方向は等高線に平行し、床面積は20.0∬

以上が推測される。壁は斜面上方の西壁では鋭角的に立ち上が り、上半部は崩落により外反するが、北・南

壁では緩やかに立ち上がる。壁高は西壁で最大約80cmを測るが、斜面下方に進むに従い減少する。また斜

面上方には、長さ約370cm、 幅約20～50cm、 深さ約 5～15cmの溝状の施設が確認された。埋土は14層 に細

分されるが、各層位の状況から斜面上方より流入した自然堆積と思われる。床面はほぼ平坦で、貼床が主に

斜面下方に部分的に施されている。床面施設として、遺構南側に約50× 40cmの範囲内に不整に橙色焼上が

広がる地床炉が確認された。この下部には壁溝が確認できるが、地床炉 との重複関係から、旧い段階のもの

と判断され、本遺構は拡幅された可能性が高い。また、地床炉の下部から溝状の施設 (Dl)も検出されて

おり、その形状からカマ ドの煙道部と思われるが、これに伴う壁等は確認されないことから、本遺構 と平面

形状を異にする旧い住居があった可能性が考えられる。この他、柱穴 と思われるピット4基 (P9～ 12)が

確認された。

本遺構のカマ ドは西壁に付設されている。当初は焼土の広が りを確認 したことから地床炉と考えていたが、

検出時にこの周辺に黄褐色粘土が広がっていたことや、この周囲に芯材の抜 き取 り痕と思われる小ピットが

確認できることから、煙道施設のないカマ ドと判断した。燃焼部は平坦で、橙色焼土が60× 70cmの範囲内

に不整に広がるが、厚さは lcmに も満たない。この両脇には径約15～25cm、 深さ 7～29cmの小ピットが

5基 (PPl～ 5)確認でき、上記の様に芯材の抜 き取 り痕と思われる。また、PP6に ついては位置的に

支脚の抜き取 り痕の可能性が考えられる。

遺物は、土器は土師器の奏形土器片が中 1袋、郭形土器片が数点、須恵器の郭形土器片が 1点出土 した。

主なものとして、土師器の奏形土器は床面出上の破片が接合 したNo289、 埋土下位出土のh"0、 埋土上位出

土のNo308な どがある。この他、磨石 3点 (内 1点 :hl16)、 川原石 2点が埋土中より、鉄淳が埋土中及び

貼床より少量出土した。

S1180B・ Cの検出時の状況は上記の通 りである。詳細については後述するが、本遺構は拡幅等により
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構築期が 2期以上に渡る可能性が高いことから、 S1180B・ Cと 表記 した。本遺構からカマ ドは 2基検出さ

れてお り、残存状況から新 しい方をカマ ドA、 旧い方をカマ ドBと した。上述の重複関係の他に、カマ ドA
の煙出部とS X 19oが重複しているが、 S X 19oの埋土断面及び検出時の状況から、本遺構よりS X 190の

方が新 しいものと思われる。斜面下方は崩落により遺存 しないが、平面形は隅丸長方形と思われ、規模は長

辺約 5m、 短辺3.lm以上が推測され、長軸方向は等高線に平行する。主軸方位はカマ ドAではN-29° 一E、

カマ ドBではW-23° 一Nで、床面積は12.7∬ が遺存する。壁はほぼ直角に立ち上が り、壁高は斜面上方の

西壁で約60cm、 北壁で約40cm、 南壁で約20cmが残存する。埋土は 8層 に細分されるが、上位には黄褐色

土が多 く見られ、 S1180Aの貼床土の可能性も考えられる。床面は平坦で堅 く締まる。また、床面には多

くの炭化材が確認されたが、形状から柱材や梁材と思われ、本遺構が焼失住居である可能性が高い。なお、

この炭化材を鑑定した結果、いずれもクリであることが判った。床面施設として、遺構南西隅に土坑 (Kl)

が検出された。Klの平面形は円形を呈 し、規模は開田部径約55cm、 底部径約35cmで ある。断面形は鍋底

形を呈し、深さは約30cmを測る。また、西壁から北壁沿いにかけて壁溝が確認されたが、西壁沿い部分か

らは東方向に壁溝が 2本延びてお り、本遺構において拡幅が 2回以上行われた可能性が高い。また、柱穴が

8基 (Pl～ 8)確認されたが、 P4・ 7・ 8は配置状況や形状から現状の住居跡の主柱穴と考えられるが、

その他についての帰属時期は不明である。遺構の中央からやや西寄 りの位置には地床炉が確認された。約

50× 30cmの不整な楕円状に広が り、明赤褐色を帝びている。

カマ ドAは北壁の中央部に付設されてお り、遺存状態は良好である。天丼部の架構には自然石が用いられ

てお り、壁側と手前側に架けられているが、埋没過程で手前側のものは崩落している。袖部にも芯材として

同様に自然看数個が利用されている。これらの内面は被熱痕跡が著しく、外面にのみ黄褐色粘土で構築され

ていた。燃焼部は平坦で、約30× 20cmの 楕円状に明赤褐色焼土が広がる。この北側には羽口を代用 した支

脚が立位状態で遺存 している。煙道部は割 り貫き式で、長さ約115cm、 径20～25cmを 測 り、先端に向かっ

てやや下 り勾配である。煙出部は径約30cm、 深さ約35cmが残存し、垂直に掘 り込まれている。カマ ドBは

西壁の中央部に付設されてお り、煙道施設のみ確認できる。煙道部は判 り貫き式で、残存長約85cm、 径約

25cmを測 り、先端に向かって下 り勾配である。煙出部は径約25cm、 深さ約80cmで、垂直に掘 り込まれて

いる。上述の様に残存状態からは現状より旧い段階のものであり、拡幅以前の時期に伴うものと思われる。

また、煙道部と床面の地床炉はほぼ直線上に位置することから、本カマ ドの燃焼部焼土である可能性も考え

られる。

遺物は、土器は土師器の奏形土器片が中 1袋、郭形土器片が数点出土した。主なものとして、奏形土器は

RP l・ 2と 床面出土の破片が接合 した (291)、 カマ ド出土の破片とP8埋土出土の破片が接合した (292)、 床

面RP 3の (293)、 床面RP 5'6と カマ ド出土の破片が接合 した (294)、 郭形土器は床面出上の (295)、 床面

RP 4の (296)な どがある。石製品は砥石 として床面Slの (117)と カマ ドSlの (118)の 2点、磨石として

埋土中出土の (119)と 床面 S6の (120)の 2点、敲石として床面S7の (121)な どがある。この他、羽回は

カマ ド支脚として使用されていた (95)と 埋土中から (96)、 床面より羽口 1・ 2が、鉄製品は釘が床面より

RMl・ 2と して (91・ 92)が、鉄津が埋土中より微量出土している。

S1181竪 穴住居跡、SX 181A工房跡、S x H16廃滓場 (第 179～ 181図 、遺物図版27～29'69'70。 94・

95・ 122・ 123、 写真図版136・ 227～ 229・ 255。 256・ 263～ 265・ 282・ 304。 316～ 319)

F区赤25(A)区洞部の中央、ⅧB-9f～ 12iグ リッドに位置し、検出面はⅢ・Ⅳ・Ⅵ層である。検出時

の状況において、不整形に大きく広がるプランが確認されたが、様相が全 く把握できなかったため、 トレン
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SX155A 炉

a H‐ 379m b

SX155A 炉
1.25Y73(オ リープ褐)しまり有、粘性欠
2.25Y2/2(黒 褐)しまりやや有、粘性有、

焼土粒微量、鉄津少量含む
3.25Y3/2(黒 褐)しまりやや有、粘性有、

鉄津中量含む
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1.25Y7/4(浅 黄)しまり有、粘性欠
2.25Y6/4(に ぶい黄)しまりやや有、粘性欠
3 25Y4/3(オ リープ褐)しまり有、粘性やや有
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3.10YR5/8(黄褐)しまり欠、粘性有
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5。 lCIYR4/6(褐 )し まり欠、粘性有、焼土粒

微量
6.5YR4/6(赤 褐)崩落焼土プロック
7,75YR4/4(掲 )崩落焼土
8.5YR5/8(明 赤褐)崩落焼土プロック
9.10YR4/4(褐 )し まり欠、粘性有
10.10YR76(褐 )しまりやや有、粘性有
H.10YR3/3(暗 褐)し まり欠、粘性有
12 2う Yν4(黄褐)し まり有、粘性欠
13.25Yν 3(暗オリープ褐)し まり'粘性有、

支脚の堀 り方
14.25Y4/3(オ リープ褐)しまり有、粘性欠、

芯材の堀 り方
15.25Y6/3(1こ ぶい黄)し まり有、粘性欠、

芯材の堀 り方
16 5YR5/8(明 赤褐)燃焼部焼土

SH80BoC Kl
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S1180B・ C 地床炉
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SK299
1.25Y4/4(オ リープ褐)し まり極めて有、粘性欠
2 25Y4/3(オ リーブ褐)しまり有、粘性やや有
3 彦5Y3/3(暗 オリープ褐)しまり有、粘性やや有
4.25Y7/4(浅 責)しまりやや有、粘性欠
5.25Y5/4(黄 褐)しまり・粘性やや有
6.25Y3/3(暗 オリープ褐)しまり・粘性やや有
7.25Y6/4(に ぶい黄)しまり有、粘性やや有

SX155A
3.25Y5/4(黄 褐)しまり有、粘性欠

S1180A
9.25Y3/3(暗 オリープ褐)しまり有、粘性やや有
Ю 25Y4/6(オ リーブ褐)しまり有、粘性久
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12 2う Y6/4(1こ ぶい責)しまり有、粘性欠
13.25Y4/3(オ リーブ褐)しまり・粘性やや有、焼土粒・炭化物少量
14.25Y4/4(オ リーブ褐)し まり有、粘性やや有
15.25Y5/6(黄 褐)し まり有、粘性やや有、炭化物中量
16 25Y4/4(オ リーブ褐)しまり有、粘性やや有、焼土粒微量
17 25Y3/2(黒 褐)しまり・粘性有、焼土塊微量
18.Z5Y7/4(浅責)しまりやや有、粘性欠
19.25Y2/ユ (黒)しまり。粘性有、炭化肋少量
20 25Y4/4(オ リープ褐)しまり有、粘性やや有
21.25Y4れ (オ リープ褐)しまり・粘性有
22.25Y4/6(オ リープ褐)しまり・粘性有、焼土塊微量
23.25Y4/4(オ リーブ掲)しまり有、粘性やや有、貼床

S1180B・ C
24.25Y7/4(浅黄)しまり有、粘性欠
25.25Y5/4(黄褐)しまり極めて有、粘性有
26.25Y5/6(黄褐)しまり。粘性やや有
27 25Y4/4(オ リーブ褐)しまりやや有、粘性有
23.25Y5/4(黄 褐)しまり欠、粘性やや有
29,25Y6/6(明 黄褐)しまり極めて有、粘性有
30,25Y3/1(黒 褐)しまり極めて有、粘性有
31.25Y5/4(黄褐)しまり欠、粘性やや有、壁溝

質
Ｓ

需

―Ｉ
Ｈ

′ヽ
ｌ

Ⅵ
〇

|

A H=397m
0            50cm

o                2m

第178図  S1180A～C竪穴住居跡 。S�55A工房跡 。SK299土坑

S1180B'C カマ ドB

E H_3&8m

-319。 320-



赤25(Al区洞部遺構配置図

＼.｀~十~~~、、装

GH=調
航

ヽ.、
.、

.、
、 __._.、

、
卜_ /

H

/

/
/

/
/
′

|

Щ

4■ i3d踊

C

E H 37am

2m

SXH16.

A Hit駐
7m

B

:   琴F

搬緩協 糠
釘蠣

モキ
ゴ

蘊獄
粘鱗

麟 霧 tζ撤 ど
｀

オ
Ｚ
盈
舞
丞
猛
加
疑
触
魏
３．．協
観
鉱

第179図 赤25(A)区洞部遺構配置図・SXH16廃滓場

-321・ 322-



チを入れて断面状況を窺った。結果、斜面上方より廃棄された掘削廃土の広が り(S X H16)であることが

判った。この下部にはS X H16に より埋没した遺構が多く存在しており、竪穴住居跡 2棟 (S1181・ 187)、

工房跡 2棟 (S X 180'81A)、 竪穴状遺構 1棟 (S K 144)、 鍛錬鍛冶炉跡 3基 (S XW70。 71・ 73)が確認

された。これらの新旧関係は、断面状況及び掘 り上が りの平面形状などから、① (新)S1181→ S1187、

S X 181A→ S K 144(旧 )、 ② (新)S X 180(S XW71)→ S1187→ S K 144(旧 )と なり、 S1181と SX

180の関係については不明である。 S X H16は必上の遺構を覆っており、数期に渡って廃棄が行われたもの

と思われる。 S XW70。 73は S X H16廃棄過程の一時期に構築されたものと思われるが、 S X H16の上位に

より検出されていることから、上記の遺構より新しい時期のものである可能性が高い。なお、 S X H16は各

遺構の埋土と一連のものと判断されるが、便宜上、 S1181及 び S X 180の検出面で分割した。また、以下

の事実記載及び実測図は一定のまとまりごとに記載することとした。

S X H16は 約17× 7.5mの不整な広が りで、厚さは最大約70cmを 測る。層位はⅢ層及びⅥ層起源のものが

多 く、34層 に細分される。

遺物は、土器は土師器の養形土器片が大 1袋、郭形土器片が約50点、須恵器の奏形土器片が約10点、壺形

土器片が数点出土した。主なものとして、土師器の奏は埋土中出土の (328～ 331)、 台付郭は埋土中出土の

(332)、 須恵器の重は埋土中出土のものとS X 181A出 上のものが接合 した (333)、 同じく埋土中出土のもの

とS K300出土のものと接合した (334)、 須恵器の奏は検出面出上の (335)な どがある。この他、埋土中より

砥石が 2点 (132・ 133)、 羽日が 6点 (114～ 119)、 刀子が 1点 (101)、 鉄鐸が 1点 (102)、 炉壁が 4点 (39～

42)、 鉄塊系遺物が 2点、鉄津が多量出土している。

S1181の平面形は隅丸方形を呈 し、規模は一辺約3.5mを測る。主軸方位はN-5° 一Eで、床面積は9.2

∬である。壁はいずれも鋭角的に立ち上が り、壁高は約20～60cmが遺存する。埋土は19層 に細分されるが、

上述の通 り、S X H16と 一連の人為的堆積と判断される。床面は平坦で堅く締まり、貼床が北西側を除いた

ほぼ全面に施されている。

カマ ドは北壁のほぼ中央に付設されている。本体部の遺存状態は不良で、燃焼部のみ確認できる。燃焼部

は平坦で、約70× 50cmの楕円状に明赤褐色焼上が広が り、厚さは約 5～ 8cmを 測る。この北側には土師器

の養 (RP 3)が伏せられた状態で設置されており、支脚として使用されていたことが判る。またこの周囲か

ら小ピット5基が検出されたが、配置的に袖部の芯材の抜き取 り痕と思われる。煙道部は割 り貫き式で、長

さ約125cm、 径約25cmを 測 り、先端に向かってやや下 り勾配である。煙出部は約65× 50cmの 楕円形を呈し、

深さは検出時に上面を掘 り下げ過ぎたため110cm以上が推測され、垂直に掘 り込まれている。

遺物は、土器は土師器の奏形土器片が中 1袋、郭形土器片が数点出土した。主なものとして、土師器の奏

は上記の支脚のRP 3の (297)、 煙出部出上のRP 4・ 6・ 7が接合した (298)、 カマ ド付近出土のRP 2の (299)、

土師器の鉢は床面RPl群の (300。 301)、 須恵器の壷形土器片は埋土中出土の (302)な どがある。石製品は鉄

砧石が煙出部出上の S6(122)と S9(123)の 2点、磨石が埋土中より1点 (124)、 砥石が床面出上のSl

(125)、 煙出部出土の S7(127)、 埋土中から1点 (128)、 貼床から1点 (126)出 土した。この他、羽日が埋

土中及び埋土下位から計 6点 (97～ 102)、 刀子が床面RMlと して 1点 (93)、 炉壁が埋土下位より1点 (24)、

鉄塊系遺物が埋土中より1点、鉄滓が埋土中より多量出土している。

SX 181Aは、 S1181に大半を切られているため詳細は不明である。平面形は隅九方形を呈すると思わ

れ、規模は一辺約1,7mが推測され、床面積は1.O�が残存する。壁は鋭角的に立ち上が り、壁高は約40cmを

測る。埋土は 5層 に細分されるが、上位のオリーブ褐色土、中位の黄褐色土、下位の黒褐色土に大別できる。
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SXH16
1.10YR2/2(黒褐)しまりやや有、粘性有
2 25Y4/3(オ リープ褐)し まりやや有、粘性欠
3 25Y3/3(暗 褐)し まり 粘性やや有
4.25Y3/2(黒 褐)し まり,粘性有
5 2うY3/2(黒褐)し まりやや有、粘性有
6.25Y5/3(黄 褐)し まり有、粘性欠
7 25Y7/4(浅 黄)し まり欠、粘性無
8 25Y4/3(オ リーブ褐)しまり 粘性有
9.25Y4/4(オ リープ褐)しまり'粘性有
10 25Y3/3(暗 オリーブ褐)しまり 粘性有
11 25Y3/3(暗 オリーブ褐)しまり'粘性有、炭化物少量

S1181
12 25Y3/2(黒 褐)し まり'粘性有、焼土粒・炭化物少量
13 25Y3/2(黒 褐)しまり,粘性有、浅責色土ブロック混入
14.26Y3/3(暗 オリーブ褐)しまり'粘性有、焼土塊少量
15 25Y3/2(黒 褐)し まり,粘性有、焼土粒・炭化物少量
16.25Y5/4(黄 掲)し まり欠、粘性無
17.25Y7/4(浅 黄)し まり欠、粘性無
18 25Y3/2(黒 褐)し まり・粘性有、浅黄色土プロック・炭化物混入
19,25Y4/3(オ リープ褐)し まり欠、粘性極めて有
20 2う Y5/4(黄掲)しまり欠、粘性無
21 25Y3/3(暗 オリーブ褐)しまり'粘性有、焼土柾少量
22 25Y3/3(暗オリープ褐)しまり,粘性有、浅黄色土プロック混入
23.25Y5/4(黄 掲)し まりやや有、粘性欠
顔.25Y3/3(暗 オリーブ褐)しまり,粘性有、焼土粒少量
25,25Y3/3(暗オリーブ褐)しまり 粘性有、焼土粒・炭化物少量
26,25Y5/4(黄褐)しまり・粘性有
27 25Y3/2(黒 掲)しまり・粘性有、浅責色土プロック下層に混入
23.25Y4/72(灰 黄褐)しまり'粘性極めて有

0                            2m

29.25Y4/4(オ リープ褐)し まり欠、粘性やや有
30 25Y4//3(オ リープ褐)し まりやや有、粘性有、

浅黄色土ブロック・炭化物混入
31 25Y8/4(淡黄)し まり極めて有、粘性無、貼床
32 25Y3/2(黒 褐)し まり極めて有、粘性無、始床
33 26Y3/3(暗オリーブ掲)しまり 粘性有、貼床

SXBlA
34 26Y3/3(暗オリーブ掲)しまり・粘性有
35 25Y4/3(オ リープ褐)し まりやや有、粘性有、炭化物微量
36 25Y5/4(黄 褐)し まり欠、粘性無
37 26Y4/4(オ リープ褐)し まり'粘性有
38.2評 3/2(黒 掲)し まり極めて有、粘性有、貼床

SK144
39.25Y73(オ リーブ褐)し まり有、粘性やや有
40 25Y3/3(暗オリープ褐)し まりやや有、粘性有
41 25Y4/3(オ リープ褐)し まり 粘性有
42 25Y7/4(浅黄)し まり欠、粘性無
43 25Y3/2(黒 褐)し まり 粘性有

第180図 Si1 81竪穴住居跡 (1)。 S�81A工房跡
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S1181カマ ド

〇
|

SX180,SXW71

W

o                 2m

日
∞
協

＝
Ｈ

′ヽ
―

判

S1181 カマ ド
1.25Y5/4(黄 褐)し まり欠、粘性やや有
2.25Y73(オ リーブ褐)

しまり欠、粘性やや有
3 2dr6/6(明 黄褐)し まり・粘性やや有
4.25Y3/3(暗 オリープ褐)

しまり欠、粘性やや有
5.25Y3/4(淡 黄)し まり極めて有、

粘性無
6.25Y3/2(黒 褐)しまり欠、粘性有
7.10YR5/8(黄褐)し まり'粘性有、

崩落構築土
8.25Y8//4(淡 黄)し まりやや有、粘性欠
9 5YR4/8(赤 褐)崩 落焼土塊
10.25Y8/4(淡 黄)し まりやや有、粘性欠
11.25YR4/8(赤褐)崩落焼土塊
12.10YR5/8(黄 褐)しまり。粘性有、

崩落構築上
13 25Y7/3(浅 責)しまり有、粘性欠
14.25Y4/3(オ リープ褐)しまり 粘性有、

焼土塊中量
15.10YR3/4(暗 褐)し まり・粘性有、

黄褐色土・焼土プロック少量
16.25Y73(オ リーブ褐)しまり 粘性有
17.10YR4/3(に ぶい黄)しまり 粘性有、

焼土塊・炭化物中量
18.26Y3/3(暗 オリープ掲)

しまり・粘性有
19,10YR3洛 (暗褐)

しまりやや有、粘性有
20 25Y3/2(黒 褐)しまり・粘性有、

支脚の掘 り込み
21.25Y4//4(オ リーブ掲)

しまり'粘性やや有、
芯材の抜き取 り痕

22.75YR4/4(褐 )

支脚の掘 り込み埋上の被熱部
23.5YR5/8(明赤渦)燃焼部焼土

0            50cm

可

S� 71

生 H=36JЭm

SXW71

二   ‐ H_笛 clm  ユ

1

1 5YR5/8(明 赤褐)焼土

0            50cm

Ｈ
Ｓ

ｏ
∞
＝
Ｈ

‐―
―
―

く

SXB0
1 10YR2/2(黒褐)しまり欠、粘性有
2 25Y4/3(オ リープ褐)し まり有、粘性無
3 25Y3ル (黒褐)しまり 粘性有
4 25Y7/4(浅 黄)しまり極めて有、粘性無
5.25Y6/4(に ぶい黄)しまり欠・粘性無
6 25Y3/2(黒 褐)しまり'粘性有
7.10YR2/1(黒 )し まりやや有、粘性有
8.25Y4/3(オ リーブ褐)しまりやや有、粘性有
9 10YR2/2(黒掲)し まりやや有、粘性有
10.25Y4/3(オ リープ褐)しまり・粘性有

S1187
11.25Y3/2(黒 褐)し まり・粘性有、焼土粒・炭化物少量
12 25Y5/4(責 褐)し まり久、粘性無
13.25Y3/2(黒 褐)し まり 粘性有、浅黄色土ブロック混入
14 25Y4/3(オ リーブ褐)し まり'粘性有、焼土塊微量
15.25Y5/4(黄 褐)し まり・粘性有、焼土塊微量
16.25Y3/2(黒 褐)しまり極めて有、粘性有

SK144
17.25Y3/3(暗 オリーブ褐)し まり'粘性有
18.25Y5/3(黄 褐)しまり有、粘性欠
19.25Y3/2(黒 褐)しまり有、粘性欠

。SX180工房跡・SXW71鉄生産関連炉跡
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床面は平坦で堅く締まる。床面施設として、遺構南側に地床炉が確認された。地床炉は約15× 10cmの 不整

形に明赤褐色焼上が広がるが、厚さは lcm未満である。

遺物は、土器は土師器の甕形土器片が小 1袋程、郭形土器片が数点出上した。主なものとして、土師器の

奏形土器は埋土中出上の (319・ 320)、 郭形土器は埋土中出上の (321)な どがある。この他、埋土中より砥石

が 1点 (129)、 磨石が 2点、釣針が 1点、炉壁が 2点 (30・ 31)、 鉄津が多量出土している。

S1187竪穴住居跡、S K 144竪 穴状遺構

(第 182図、遺物図版27・ 28・ 69'122・ 123、 写真図版137・ 228・ 229・ 255。 263・ 264・ 304・ 317・ 318)

F区赤25(A)区洞部中央の斜面中腹、ⅧB-10g～ 111グ リッドに位置し、検出面はⅢ層及びⅣ層であ

る。検出時において本遺構の南西側のプランが確認できたが、その他の部分はS XH16に より不明瞭であっ

た。本遺構と重複する遺構の新旧関係はS1181等に上述した通 りである。

S1187は S1181及 び S X 1801こ 北側の大半が切られ、また斜面下方は崩落により遺存 しないため詳細

は不明であるが、平面形は隅丸長方形を呈すると思われ、規模は長辺 7m× 短辺2.3m以上が推測される。長

軸方向は等高線に平行し、床面積は12.6� 以上と思われる。壁は鋭角的に立ち上が り、斜面上方の西壁は上

半部が崩落により外反する。壁高は西壁で最大の約80cmを測る。埋土はlo層 に細分され、 S X H16の 及ば

ない部分は主にⅢ層起源の黒褐～暗褐色土で構成されている。床面は概ね平坦である。遺構南西隅に約40×

20cmの微細な炭化物の広がりが確認された。

カマ ドは西壁の中央に付設されているが、残存状態は不良である。袖部には芯材として自然石が立位状態

で対に据えられている。これらの間が燃焼部と考えられるが、使用頻度が少なかったためか、燃焼部焼土は

検出されなかった。煙道施設等も確認されなかったが、検出時において崩落した構築粘土と思われる明黄褐

色土が広がることや上記の状況から、本カマ ドは煙道施設のないカマ ド跡と考えられる。

遺物は、土器は土師器の甕形土器片が中 1袋、郭形土器片が十数点、須恵器の奏形土器片が数点出土した。

主なものとして、検出面出土の血309・ 314、 埋土上位出土の血304・ 305、 埋土中出土の血303。 310・ 313、

カマ ド出上の血311・ 312、 須恵器の奏形土器は埋土上位出土の配306、 床面RP 2のNo307な どがある。この

他、鉄砧石が埋土中から2点、羽日が埋土上位から1点 (恥103)、 埋土中から1点 (恥104)、 釘が埋土中位

から1点 (配94)、 炉壁が床面RM3と して 1点 (No25)、 鉄塊系遺物が埋土中から4点、鉄津が埋土中及び床

面から多量出土している。

S K 144は S1187の下部に存在し、 S1181及 びS X 181Aに北側の大半が切 られている。斜面下方が

崩落により遺存 しないが、平面形は隅丸長方形を呈すると思われ、規模は長辺約7.7m、 短辺4,9m以 上が推

測される。長軸方向は等高線に平行し、床面積は20,7∬以上と思われる。斜面上方の西壁は鋭角的に、南壁

は緩やかに立ち上が り、壁高は約25cmが残存する。埋土は18層 に細分されるが、主にⅢ層起源の黒褐～暗

褐色土で構成されている。床面は概ね平坦で、貼床が斜面下方側に施されている。また床面には3× 3の総

柱となる柱穴 9基が確認された。各柱穴の詳細は以下の表に記載した通 りである。P7以外はいずれも抜き

取 りのため開口部が広がっている。柱間は1.65～ 1.7mを 測 り、軸方向は壁の辺とほぼ等しい。 S11811こ切

られているため詳細は不明だが、北側に延びる可能性も考えられる。

遺物は、土器は土師器の奏形土器片が小 1袋程と須恵器の奏形土器片が数点、鉄津が埋土及び只占床から多

量出土した。掲載遺物は、土師器は埋土出上の奏 (323)、 須恵器は埋土上位出上の奏 (326)と 重は (324)な

どがある。この他、刀子が埋土上位より1点 (100)、 炉壁が埋土中より2点 (32。 33)出土した。
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A H_373m パ

C H=362m

S1187
1 10YR2/2(黒褐)しまりやや有、粘性有
2.25Y3/2(黒 褐)しまり 粘性有
3 10Y酪 /4(暗掲)しまり'粘性有
4.10YR2/3(黒褐)しまり欠、粘性有
5 25Y3/3(暗 オリーブ褐)し まりやや有、粘性有
6 25Y3/2(黒 褐)しまりやや有、粘性有
7.25Y3/1(黒 褐)しまり 粘性有
8.25Y3/2(黒 褐)しまり,粘性有
9.25Y2/1(黒 )しまり・粘性有
10.10YR3/3(暗 褐)し まり'粘性有

SK144
11.10YR4/3(に ぶい黄褐)しまりやや有、粘性やや有、柱穴か ?

12.10YR3/3(暗 褐)しまり・粘性やや有、柱穴か ?

13.10YR3/3(暗 褐)し まり有、粘性やや有、柱穴か P

14.宏将4/3(オ リープ褐)しまり有、粘性欠
15.10YR2/3(黒 褐)しまり。粘性有
16.25Y3/3(暗 オリープ褐)しまり・粘性有
1725Y4/4(オ リープ褐)しまり,粘性有
18.25Y4/3(オ リープ褐)しまり・粘性有、黄橙色土プロック混入
19 10YR2/2(黒 褐)しまり'粘性有
20.25Y3/3(暗 オリーブ褐)しまりやや有、粘性欠
21,25Y2/1(黒 )しまり・粘性有
22.10YR8/4(浅 黄橙)しまり欠、粘性無

23.10Y貶/3(黒褐)し まり・粘性有
24 25Y6/3(1こ ぶい責)しまり欠、粘性極めて有
25.10YR2/2(黒 褐)しまり・粘性有
26.10YR3/2(黒 褐)しまり'粘性有
27.10YR3/2(黒 褐)しまり・粘性有
23.25Y3/3(暗オリープ褐)しまり,粘性有、焼土粒・災化物少量
29,25Y5/3(黄褐)しまりやや有、粘性欠、黒褐色土混入
30.10YR6/4(に ぶい黄橙)しまり欠、粘性無
31.10YR2/2(黒 褐)しまりやや有、粘性有
32.25Y3/2(黒 褐)しまり。粘性有、姑床

皇
H‐357m

Sl1 87カ マ ド

C H=367m

0             50cm

―
S1187 カマ ド
1.10YR6/6(明黄褐)し まり極めて有、粘性有
2 10YR3/2(黒褐)し まりやや有、粘性有、明黄褐色土プロック混入
3.10YR4/2(灰責褐)し まりやや有、粘性有、明黄褐色土ブロック 焼上塊少量
4 10YR4/2(灰 黄褐)し まりやや有、粘性有、焼土塊中量
5,10Y路 れ (暗褐)し まりやや有、粘性有、焼土塊中量
6.10YR2/1(黒 )しまりやや有、粘性有
7.10YR6/6(明黄褐)し まり。粘性有、崩落構築土
8.10YR3浴 (暗褐)しまりやや有、粘性有、芯材の堀 り方

第182図 Sl1 87竪穴住居跡 。SK144竪穴状遺構

SK:44

a H‐364m
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径 (clll) 深 さ (cm) 平面形 底面標高 (m)

Pl

P2

P3

P4

P5

25

30× 20

32× 21

24

22

65

72

62

62

72

略円形

楕円形

楕円形

円形

円形

34,98

34.88

34.98

34.87

34,77

径 (clll) 深さ (cm) 平面形 底面標高 (m)

P6

P7

P8

P9

17

26

16

19

５３

２６

３５

４２

円形

円形

円形

円形

34.85

35.01

34.85

34.82

SX 180工房跡、S X W71鉄生産関連炉跡 (第181図、遺物図版28・ 69、 写真図版138。 228。 255)

F区赤25(A)区 洞都中央の斜面中腹、ⅧB-10g。 10hグ リッドに位置する。本遺構はS X H16の精査過

程で検出したもので、新旧関係等は上述の通 りである。斜面下方の東側は崩落により遺存 しないため詳細は

不明であるが、平面形は隅九方形を呈すると思われ、規模は一辺約2.2m、 床面積は3.3∬以上が推測される。

壁は緩やかに立ち上が り、壁高は斜面上方の西壁で最大約30cmが 遺存する。埋土は 7層 に細分されるが、

S X H16と 一連の人為的流入と判断される。なお、 S X H16掘削時に掘 り拡げてしまったため平面形は不明

であるが、埋土断面より本遺構の斜面上方には深さ約20cm程の掘 り込みが確認でき、本遺構に伴う施設で

ある可能性が考えられる。床面はほぼ平坦で、南西側にS XW71が確認された。検出時において、鍛造剥片

が少量視認できたため、鍛錬鍛冶施設が想定されたが、確認されたのはS XW71の みであった。 S XW71は

明確な掘 り込みはなく、ほぼ平坦で、約60× 25cmのか整形に明赤褐色焼土が広が り、厚さは約 5cmを測る。

遺物は、土器は土師器の奏形土器片が約10点 出土してお り、主なものとして埋土中出土の配318がある。

この他、羽口が埋土中より1点 (血108)、 鉄津・鍛造剥片が埋土中及びS XW71周 辺から少量出土しており、

本遺構が鍛錬鍛冶炉跡である可能性が考えられる。

S X 140工 房跡 (第 183図、遺物図版124、 写真図版138・ 305)

(小林 )

F区赤25B区、洞部から赤24B区尾根上に至る斜面上部、ⅧB-4oグ リッドを中心に位置し、検出面は

Ⅵ層上面だが、年度を跨 ぐ調査区境にあり、表土が薄いこともあって粗掘でほとんど掘削してしまい、検出

時には山側の壁際と床面で炉跡を確認したに留まる。山・谷側とも崩落が著しい。重複状況は山側南西部で

赤23区 から続 くと考えられるS D25溝跡 (道路状)を切 り、貼床下ではS K285を検出したことから本遺構が

新しい。残存部での平面形・規模は、等高線と平行する北―南が長軸方向の長軸約4.6m、 短軸約 2m前後の

略隅九長方形で、床面積は約 9笛 と推定される。残存部分で壁は外傾して立ち上が り、中央部は崩落により

かなり外反する。壁高は山側西壁で最大約35cmか ら谷側に向かい低 くなる。床面は谷側に向かい緩 く傾斜

しているが、およそ平坦で堅締、北東谷側の S K289周 辺が貼床とされていた。床面施設としては北側中央

に約50× 30cmの楕円形で、火熱により厚さ約 4cmの赤色変化した地床炉を検出した。

遺物は埋土から土師器奏形土器片約10点、羽口片と砥石片各 1点、検出面で刀子 1点 (117)が出土した。

S X 146工 房跡・S X W47B・ D鉄生産関連炉跡、S X H14廃 滓場

(第 183・ 184図、遺物図版70。 71・ 97・ 124、 写真図版139・ 140。 256。 257・ 265・ 284。 305。 319。 320)

F区赤25B区、東谷側に向かいやや傾斜のきつい洞状地形の南部、ⅧB-7tグ リッドを中心に位置し、

検出面はⅢ・Ⅵ層上面である。本遺構は平成10年度試掘調査において黒色土中で鍛造剥片が視認されていた

ものだが、この トレンチによって北端が一部破壊されていた。検出状況としては基本層序のⅥ層とⅢ層の境

目にあったため、山側は崩落により不明瞭、谷側は埋土とⅢ層の識別が困難でプランの把握に苦慮したもの
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SX140

:騨隠勧顧『1麟 SXH14

A Hi418m B

SXH14
1 10YR3/4～ 5//3(暗褐～にぶい黄褐)し まり極めて有、粘性無

鉄津類・焼土プロック・炭化物多量、S�46関 連の廃滓場

0                   あ

第183図 S�40工房跡・SXH14廃滓場

であり、またこの斜面下方には鉄津類や焼土、炭化物等が広 く認められたことから、重複も想定し、とりあ

えず等高線と平行するベル トを 1本 と直行するベル ト2本を設置して精査を開始した。精査の結果、南側に

は本遺構に切られるS N66炉跡を検出し、斜面下位はS X H14廃津場と判明した。

SX 146は 、北東部が一部 トレンチにより、西山側 と南東谷側は崩落により消失してお り、全容は不明

である。残存部での平面形は不整形で、規模は開口部では等高線と平行する北東―南西方向は約 4m前後、

直行方向は約3.5m前 後が残る。壁 と床面の状態、及び床面施設のあり様からはS XW47Dと 炉Bを伴う新

工房とS XW47Bと 炉Aを伴った旧工房の建替えの可能性が考えられ、新工房と考えられるプランの平面

形・規模は、残存状態と地形状況及び試掘時の遺物出土状況から推測すると一辺約2.5m前後の隅丸略方形で、

南西側に炉跡が張 り出すものと考えられ、床面積は約6だ ほどと推定される。旧工房については規模はとも

かくとして新工房よりも5～10cmほ ど床面が高 く、類似形態で西側に炉跡が張 り出すものと思われる。ま

た、南西山側隅には床面との高低差が約60cm、 総長約2.5m、 幅15～60cmの「くの字」状の棚があるが、新

旧いずれに伴うものか判断はつけかねる。壁は棚部分を除き、全体的に明瞭な稜を持たず、緩やかに外傾し

て立ち上が り、棚より上位は崩落によりかなり外傾する。壁高は山側西壁で最大約150cmか ら谷側に向かい

低 くなる。埋土はⅢ層起源と思われる崩落によるマサ土混じりの黒色系± 8層からなる自然堆積である。床

面は谷側に向かい緩 く傾斜 しているが、およそ平坦で堅締である。床面施設としては炉A・ Bの 2基 とSX
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W47B・ Dの炉跡.2基 と関連施設と考えられるKl・ 2土坑と遺存する鉄砧石を検出した。 S XW47等 につい

ては後述する。炉Aは、床面よりも約 5cmほ ど底面が高く、長軸約60cm、 短軸約35cmの精円形に張 り出

して掘 り込まれたもので、底面及び山側壁の中位が火熱により厚さ約 1～ 5cmほ どが赤色変化 していた。

炉Bは、幅130cm、 奥行き約80cmの隅丸略方形に張 り出して掘 り込まれ、底面の西側が径約60cmほ どの略

円形で、火熱により厚さ約 3cmほ どが赤色変化していた。

S X W47B・ Dは、当初鍛造剥片が視認される土坑プラン4基と遺存する鉄砧石を検出したが、精査開始

時の状況では性格の判断ができず、A～ Dピ ットとして扱ったもので、精査の結果、S XW47B・ Dが炉跡、

C'Dが関連施設と考えられるKl・ 2土坑と判断したものである。

S X W47Bは 、北側の緩やかな壁面で確認され、北東部が試掘 トレンチによって、東側は新工房の改築

によって消失したものと思われる。壁は西山側の一部のみ残存するが、焼土と還元範囲から平面形・規模は

25× 45cmの楕円形で、断面形は深さ 5～ 10cm前後の丸底鍋形を呈したと推定される。底面は火熟により弱

く赤色変化 し、山側壁際は黒く蒸焼状態で堅く締まり、鍛造剥片が微量採取された。

S X W47Dは 、今次調査で確認されたセット関係の最も良好な鍛練鍛冶炉の一つであり、鍛造剥片が視

認されたことから精査は埋土を収集しながら行った。炉跡の平面形・規模は開口部が約70× 60cmの北側が

やや張 り出した歪な略円形を呈し、断面形は深さ約10cmの丸底鍋形を呈 し、埋土は炭化物と鍛造剥片を多

く含む黒色系土で下位ほど混入量が多 くなる。底面から東壁の一部が黒 く蒸焼状態で堅く締まり、北側突出

部分の下位ではやや強く還元し、東半の南北両側は火熱により弱 く赤色変化 していた。Kl土坑はB及びD

炉の東側に位置し、東端は一部 トレンチによって消失している。平面形・規模は開口部では長軸約90cm、 短

軸約70cmの略楕円形を呈し、南側は径約50cmの 円形で、深さ約25cmの九底鍋形に深 く掘 り込まれ、北側

は10cmほ ど一段高い棚状となっていた。埋土は炭化物と鍛造剥片及び径 lcm以下のゴソゴツした鍛冶滓粒

を多量に含む黒色系土で、下位は蒸焼に近い状態で堅く締まっていた。K2土坑はD炉とKlの南側に位置

し、平面形・規模は開口部では長軸約110cm、 短軸約65～ 35cmの グルマ形を呈し、深さ約 4cmを測る。底

面は平坦だが、西端は径約40cmの 略円形で、深さ約 7cmの 丸底鍋形に掘 り込まれていた。埋土はKl同様、

炭化物と径 lcm以下のゴツゴツした鍛冶滓粒を多 くと鍛造剥片を微量含む黒色系土で、下位は蒸焼に近い

状態で堅く締まっていた。遺存する鉄砧石はD炉の東側でKl・ 2の間に位置し、掘 り方は人頭大の石より

も一回り大きく、深さ約10cmほ ど埋置されていた。配置と埋土及び遺物の出土状況からD炉跡北側の突出

部が羽日の装着痕跡で、鉄砧石とK2の足入れ穴が最終のセットと考えられ、Klは B炉 とのセットと推測

される。またKl・ 2の椀形の掘 り込みについては、底面の状態からさらに 2基の鍛冶炉の造 り替えがあっ

た可能性も考えられる。

遺物は、土器は埋土から土師器の奏形土器片少量と須恵器の養形土器片数点、羽日は南側棚から 1点

(122)、 S XW47B・ Dか ら各 1点 (123。 124)と 埋土から破片約10点、鉄砧石 1点 (139)と 埋土から要石 1

点 (140)と 磨石 1点 (141)、 鉄製品は埋土から細い棒状品 1点、鍛冶滓類が埋土から約 6 kgと S XW47関 連

から約10kg、 それと鍛造剥片が大量に出土した。

S X H14は、およそ4m四方の不整な広が りの厚さ約20～ 30cm程の堆積で、すべて S X 146の操業によ

る廃棄と思われる。

遺物は、土器は土師器の奏形土器と郭形土器の破片数点、羽口片約70点、鍛冶滓類が総量約35kgと 多量

に、鍛造剥片が少量出土した。                               1/1ヽ 山内)
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SX146炉 A
a H=430m

SXi46炉B
CH‐ 416m

b

d

H

0           1m

SX146炉 A・ B
l.5YR3/6(暗 赤褐)焼土

SXW47A H_433m

0                            2m

SX146
1 10YR2/2(黒掲)し まり有、粘性やや有、マサ土粒少量
2 10YR3/1(黒 褐)しまり有、粘性やや有、マサ土粒少量
3 ЮYR3/3(暗 褐)し まり有、粘性無、砂質、マサ土多量
4.ЮYR〃1(黒)し まり・粘性有、炭化物・焼土プロック多量
5.10YR3/2(黒 褐)しまり極めて有、粘性やや有、炭化物微量
6 10YR3/3 10YR4/3(暗 褐 にぶい責褐)し まり有、粘性無、厚さ数cmの 互層
7.ЮYRン2(黒褐)しまり極めて有、粘性無、砂質、マサ土多量
8 10YR2/1(黒 )し まり極めて有、粘性有、炭化物多量
9 5YR3/6(暗 赤褐)焼土

SXVV47 Kl

E H_421m

SXN(7 Kl
l 10YR2/2(黒帽)し まり有、粘性無
2 10YR2/1(黒 )し まり有、粘性無、炭化物徴量
3 10YR17/1(黒 )し まり 粘性有、炭化物多量
4 10YR2/2(黒 褐)しまり 粘性有、小鉄津 炭化物少量
5 10YR2/1(黒 )し まり'粘性有、鉄津多量
6 10YRν 3(1こ ぶい黄褐)しまり有、粘性無
7 75YR17/1(黒 )し まり極めて有、粘性無、

極小鍛冶津 鍛造剥片微量

SXW47B 鉄砧石

B

SXW47D
l 10YR3ル (黒褐)しまりやや有、

粘性無、砂質、マサ土多量
2 10YR17/1(黒 )し まりやや有、

粘性有、炭化物 鍛造剥片多量
3 10YR2/3(黒褐)しまりやや有、

粘性無、マサ土多量、決化物微量
4 75YR17/1(黒 )還元都蒸焼
5 ■5YR4れ (褐)弱い焼土

SXWV47 K2
1 10YR2/1(黒)し まり無、粘性有、小鍛冶津多量、

炭化物少量
2 10YR1 71(黒 )し まり'粘性有、炭化物少量、

小鍛冶津多量
3 75YR〃1(黒 )しまり極めて有、粘性有、

焼土ブロック 黄褐色土プロック多量
4 75YR1 71(黒 )しまり極めて有、粘性有、

炭化物少量

0            50cm

SXW47D

A H_422m SXW47 K2
QH=421m

D SXW47B鉄 砧石
1 10YR2/2(黒褐)しまり有、粘性無、砂質
2 10YR〃 1(黒)し まり有、粘性無、炭化物微量
3 10YR/1(黒 )しまり 粘性有、鉄津多量
4 10YR/2(黒 褐)しまり 粘性有、小鍛冶津 炭化物少量
5 5YR3お (暗赤褐)焼土
6 75YR17/1(黒 )還元部蒸焼
7 10YR2/1(黒 )し まり極めて有、粘性無、炭化物微量、

鍛造剥片少量、鉄砧石の裏込土

第184図 S�46工房跡 。SXW47B o D鉄 生産関連炉跡

ト

レ

ン
チ

C H‐ 423m
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SX 158工房跡 (第 185図、遺物図版28・ 69、 写真図版141・ 228。 255)

F区赤25(A)区洞部南側の斜面中腹、ⅧB-1l i・ jグ リッドに位置し、検出面はⅢ層及びⅣ層である。

検出時の状況から、斜面上方に同形状の別遺構が重複するものと考えたが、埋土断面観察の結果、本遺構に

伴う棚状施設と判断した。斜面下方の北・東側は崩落により遺存 しないが、平面形は隅丸長方形基調と思わ

れ、規模は長辺5,9m以上×短辺1.8m以上が推測される。長軸方向は等高線に平行 し、床面積は6.3∬ 以上と

思われる。遺存する斜面上方の西壁は緩やかに立ち上がり、棚状施設部分ではほぼ直角に立ち上がり、壁高

は本体部分で約25cm、 棚状施設部分で約50cmを 測る。埋土は 9層 に細分されるが、主にⅢ層起源の上で構

成される自然堆積 と思われる。床面はほぼ平坦である。床面施設として、中央付近に土坑 (Kl)、 斜面下

方の東側に炉 A、 西壁付近に炉Bが確認された。Klは径約50cmの円形を呈し、深さは約15cmを 測る。炉

Aは約60× 50cmの不整形を呈し、深さ約10cmの掘 り込みを有する。同形状に明赤褐色焼土が広が り、厚さ

は約 7～ 8cmを 測る。炉Bは地床炉で、径約40cmの 円状に赤褐～明赤褐色焼土が広がり、厚さは約5cmを

測る。この他、Klの北側に径約30cm、 深さ約30cmの柱穴と思われるピットが確認された。

遺物は、土器は土師器の奏形土器片が約30点、郭形土器片が 1点、須恵器の奏形土器片が数点、羽口が数

点出土した。主なものとして、土師器の甕形土器は埋土中出土の (315)、 検出面出土の (316)、 羽口は検出

面出土の (105)や埋土中出上の (106)な どがある。この他、埋土中より鉄津が微量出土している。

S X 160工 房跡 (第 185図、遺物図版28、 写真図版141・ 228)

F区赤25(A)区洞部北側の斜面中腹、ⅧB-9f～10gグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。斜面下

方の東側は崩落により遺存 しないが、平面形は隅丸長方形を呈すると思われ、規模は長辺約3.2m、 短辺

■3m以上が推測される。長軸方向は等高線に平行し、床面積は2.8だ が遺存する。壁はやや鋭角的に立ち上

が り、壁高は斜面上方の西壁で最大約20cmを測る。埋土は 4層 に細分されるが、各層位状況から斜面上方

から流入した自然堆積と思われる。床面は概ね平坦で、貼床が斜面下方に施されている。床面施設として、

遺構の中央に地床炉が確認された。地床炉は約70× 35cmの不整形に広が り、橙色を帯びている。

遺物は、埋土中より土師器の奏形土器片が数点 (内 1点 i317)と 磨石が 1点出土したのみである。 1/1ヽ林)

SX 163工房跡 (第 186図、遺物図版31・ 71・ 125、 写真図版142。 230・ 257・ 305。 320)

赤25C区 中央、ⅧB-4k。 41グ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出した。北側斜面が消失しているため平

面形・規模ははっきりしないが、西壁は3.4m、 南壁が2.2m残存していることから、一辺3.5m前後の隅九方形

状を呈するものと思われる。床面積は残存部分で6.4∬ を測る。壁は外傾 して立ち上がる。壁高は西壁で

38cm、 南壁で26cmを測 り、西壁は北に、南壁は西に向かうにつれて低 くなる。埋土は上位は灰黄褐色上、

下位はにぶい黄褐色土を主体とした自然堆積を呈し8層 に細分された。床面はほぼ平坦で締まり、住居中央

付近を中心に貼床が施されている。床面施設として住居中央の床面から地床炉が1基、南西コーナー際の床

面から土坑が 1基 (Kl)、 南壁中央壁際から柱穴が 1基 (Pl)検出された。炉は22× 20cmの楕円形状を呈

し、厚さ4cmの焼上が形成されている。この炉の付近には礫と羽日が出土してお り、ここに鍛冶施設があ

った可能性を考え精査を進めたが、礫と羽口が床面から若千浮いていること、また粘土等で構築されている

形跡が無いことから、地床炉の周辺にこれらの遺物が流れ込んだものと考えている。土坑は86× 51cmの楕

円形状を呈し、深さ31cmを 測る。

遺物は土師器片が 9号袋 1/3袋分、羽口片20点、鉄製品 1点 と鉄津が出土した。掲載したのは床面より

出土 したRPl(357)と (359)の 土師器奏・RP2の 羽口 (135)と 、埋土中より出土 した土師器奏 (356・

358)・ 土師器郭 (360)と R P4(132)。 (133)。 RP2(134)の 羽口 3点、鍋状 ?鉄製品 (127)で ある。
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SX158

SXb8
1 10YR2/2(黒褐)しまり。粘性有
2 25Y3/71(黒 褐)しまりやや有、粘性有
3.25Y3/3(暗 オリーブ褐)しまりやや有、粘性有
4 25Y6/4(1こ ぶい黄)しまり欠、粘性無
5.25Y3/2(黒 褐)し まり'粘性有
6 10YR2/2(黒 褐)し まり,粘性有
7 10YR2/1(黒 )し まり 粘性有
8 10YR2/3(黒 褐)し まり'粘性有
9 10YR3/4(暗 褐)し まり 粘性有
10.25Y3/3(暗 オリーブ褐)し まり極めて有、粘性有、焼土粒 炭化物少量、

炉A埋土

SX158 Kl

trll

日

吊

田

<|

SX158 1戸A
C Hi35 4m

0                2m

SXi58"EB
d        e H=356m f

ユ H言356m  二

SX158 Kl
l,10YR2/3(黒褐)しまり欠、粘性有

0          1m

SX160

自
ヽ
０
∞
＝
Ｈ
Ｉ

劇
刊

SX160
1 25Y6/4(に ぶい黄)しまり有、粘性欠
2 25Y5/4(責 褐)し まり極めて有、粘性有
3 25Y″4(浅黄)し まり有、粘性欠
4.25Y4/4(オ リーブ褐)し まり極めて有、粘性有
5 2「DY5/4(黄褐)し まり有、粘性やや有、貼床

0                            2m
|

界 185図  SX158・ 60_E房跡

０
　
　
く

SXb8 炉A
1 5YR5/6(明 赤褐)焼土

SX160地床炉

a H=387m   」上

―
50cm

SX160 地床炉
1.■5YR6/6(橙 )焼土

0       50cm

SX158 炉8
1 5YR4/8(赤 褐)焼土
2.5YR5/8(明 赤褐)焼土

く
|
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SX163 Kl
l 10YR6/3(に ぶい黄橙)し まりやや有、粘性無、

黄褐色ブロック マサ土を含む
2 10YR4/3(に がい黄褐)し まりやや有、粘性無

0           1m

SX163 t/L虜こ)「

ba H‐ 505m

す
1

SX163地床炉
1 5YR7/3(に ぶい橙)焼土

o            50cm

SX163
1 10YR72(灰 黄褐)し まり中、粘性無、炭含む

2 10YR3/2(黒 褐)し まり中、粘性無、にぶい黄褐色土混入、炭含

3 10YRツ 4(に ぶい黄褐)し まり中、粘性無
4 10YRν 3(に ぶい黄褐)し まり中、粘性無、マサ土含
5 10YR5れ (にぶい黄褐)し まり中、粘性無  |
6 25Y8/3(淡 黄)し まり中、粘性無
7 10YR73(1こ ぶい黄褐)し まりやや、粘性無、にぶい黄橙含、炭少、貼床

8 10YR6/3(に ぶい黄橙)し まりやや有、粘性無、貼床

A H_509m

o                2m

界186図  SX163工房跡

S X 164工 房跡 (第 187図、遺物図版325、 写真図版142・ 230'305。 306・ 320)

赤25C区中央、ⅧB-5j。 5kグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。東側斜面が消失しているため

平面形・規模ははっきりしないが、西壁は6.8m遺存 し、北壁が1.6m、 南壁が1.lm残存していることから、長

軸6.7m前後の隅丸長方形状を呈 していたものと思われる。床面積は残存部分で8.5ど を測る。壁は上半部は

外傾 して、下半部はやや外傾 して立ち上がる。壁高は西壁で95cmを測 り、北。南壁は東に向かうにつれて低

くなっていく。埋土は上位はにぶい黄褐色土、中位は黒褐色土、下位はにぶい黄褐色土を主体とした自然堆

積を呈し13層 に細分された。床面はほぼ平坦で締まり、西壁中央付近を除く壁際に周溝が巡っている。床面

施設として住居中央の床面から地床炉が 2基 (炉 A・ 炉 B)、 住居中央南よりの床面から土坑が 1基 (Kl)、

住居壁際を中心に柱穴が 4基 (Pl～ P4)検出された。炉Bの周辺には礫が5個出土してお り、ここに鍛冶施

設があった可能性を考え精査を進めたが、礫が床面から若千浮いていること、また粘土等で構築されている

形跡が認められなかったことから、地床炉の周辺にこれらの礫が流れ込んだものと考えている。ttAは 81×

73cmの不整形状を呈し、厚さ6cmの焼土が形成されている。炉Bは 51× 36cmの楕円形状を呈し、厚さ4cm

の焼土が形成されている。Klは 170× 125cmの楕円形状を呈し、深さ16cmを 測 り、底面中央付近から長軸

79cm、 短軸19cmの 長楕円形状を呈する、厚さ2cmの焼土が形成されている。

遺物は土師器片が 9号袋 1/2袋分、須恵器片が 1点、鉄製品が 6点 (板状 3点・穂積具・小刀・棒状)と

鉄滓が出土 している。このうち掲載 した遺物は埋土中より出土 した土師器養 (361)と 小刀 (128)。 穂積具

(129)。 棒状鉄製品 (130)・ 棒状鉄製品 (131)と 攪乱中より出土した板状鉄製品 2点 (132。 133)で ある。

(島原)
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C H‐ 4&lm                        d

SX164 炉A・B,       SX164炉 A
1 5YR7/4(に ぶい橙)焼土    aH_481m

0                 2m
|

SX164
1 10YR4//3(にぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、炭少量
2.10YR6/3(に ぶい黄橙)し まり少 し有、粘性無、マサ土含
3.10YR5/3(1こぶい責褐)し まりやや有、粘性無
4 10YRF。 /2(灰黄褐)し まりやや有、粘性やや有、にぶい黄褐土 炭含
5 10YRツ 3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、灰黄褐土含
6 10YR3/2(黒 褐)し まり少し有、粘性無、炭・焼土含
7 10YR2/3(黒褐)し まりやや有、粘性少 し有、焼土・炭含
8.10YR5/3(1こぶい責褐)し まりやや有、粘性無、にぶい黄褐土・炭含
9 10YR2/3(黒褐)し まりやや有、粘性少 し有、災・焼土含む
Ю.10YR2/2(黒褐)し まりやや有、粘性やや有、炭含む
H 10YR5/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、にぶい黄褐土 炭含
12.10YRν 3(1こ ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、にぶい黄褐土・炭含
13 10YR5/2(灰 黄褐)し まりやや有、粘性やや有、にぶい黄褐土・炭含

SX164 Kl
l.10YR3/1(黒褐)し まりやや有、粘性無、炭・焼土 マサ土含b
2.10YR6/2(灰 黄褐)し まりやや有、粘性無、炭・焼土・マサ土含む
3.5YR7/3(に ぶい橙)し まり有、粘性無

第187図  SX164工房跡

SX 177工房跡、S X w59鉄生産関連炉跡 (第 188図、遺物図版69、 写真図版143・ 255・ 264・ 317・ 318)

F区赤25(A)区 洞部中央の斜面下方、ⅧB-13f・ gグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。検出時の

平面プランが不整形であったことや、鉄津が多量に出土することから、斜面上方の遺構からの廃津・廃土の

広が りと考え精査に臨んだが、底面で炉跡が確認されたことから、廃津・廃土により埋没 した工房跡である

ことが判った。崩落により斜面下方の大半は遺存 しないが、平面形は隅九方形を基調とするものと思われ、

規模は一辺2.3m以 上、床面積2.0だ 以上が推測される。遺存する壁は鋭角的に立ち上が り、壁高は北壁で最

大約50cmを測る。埋土は褐色土系で構成されており、上記の通 り、斜面上方の遺構から廃棄されたものと

推測される。床面は崩落によるためかやや凹凸が見られる。
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E H_340m         」L

SX177  K2
1.10YR2/2(黒褐)し まり 粘性有、

褐色土プロック少量
2.25Y4/3(オ リープ褐)し まり有、粘性欠

SXW59 frll

C H=341m          一こと

SX177 Kl
l.25YR74(に ぶい黄)し まりやや有、粘性欠

SXヽV59
1 10Y6/1(灰)還元焼土
2.5G1771(緑 黒)還元焼土
3 ■5YR5/6(明褐)酸化焼土

SXW59  K3
4.10YR3/3(暗 褐)しまりやや有、粘性有
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SX190
1,10YR4れ (褐)しまり 粘性有
2 25Y4/4(オ リーブ褐)し まり有、粘性欠
3 2Ⅳ4/3(オ リーブ褐)し まり・粘性有
4 111YR4/4(褐 )しまりやや有、粘性有
5 10YR4/4(褐 )し まり・粘性有

SX190地床炉 B

o                2m

0      50cm

SX190 地床炉A
l.5YR5//6(明 赤褐 )焼土

第188図 S�77・ 90工房跡・SXW59鉄生産関連炉跡

S�90 地床炉B
l.5YR5洛 (明赤褐)焼土

C H=381コ
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前述の通 り、本遺構の中央部においてS XW59を確認した。この周辺には微量の鍛造剥片が視認されたた

め、鍛冶関連施設を想定して精査を開始した。その結果、 S XW59を 中心に北側にKl、 北東側にK2、 南

側にK3が確認された。Klの平面形は略円形を呈し、規模は約45～60cmを測る。断面形は浅い皿状を呈

し、深さは約 3cmほ どである。K2の平面形は長楕円形を呈し、規模は約55× 25cmを 測る。断面形は皿状

を呈 し、深さは約 6cm程である。K3は斜面下方が崩落により遺存 しないため、詳細は不明だが、平面形

は長精円形を呈し、規模は約45× 20cm以上が推測される。断面形は皿状を呈し、深さは約 5cm程である。

S X W591よ検出時において既に遠元色焼土がみられることから、崩落により上面は失われたものと思わ

れる。確認された平面形は円形を呈 し、規模は径約35cmを 測る。中心部には灰～緑黒色の還元焼土、この

周囲には明褐色の酸化焼土が広がり、厚さは約 5～ 6cmを 測る。以上の様に、炉が還元色を帯びているこ

とや鍛造剥片が確認できることから、本遺構は鍛錬鍛冶炉と考えられる。また周囲で確認されたKl～ 3に

ついては、 S XW59同様に上面が崩落しているものと思われ、配置及び形態から鉄砧石の設置痕として、K

lにその可能性が考えられるが、いずれにしても詳細は不明である。

遺物は、羽口が埋土中より1点 (107)、 鉄塊系遺物が検出面より1点、炉壁が埋土中より1点 (27)と検

出面より2点 (28'29)、 鉄津が埋土中から多量、鍛造剥片が炉及び周辺から微量出土した。

SX 190工房跡 (第 188図、写真図版144)

F区赤25(A)区北側の棚部、ⅧB-12dグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。検出時の状況から、

当初は土坑と考え精査に臨んだが、底面に焼土が確認され、また掘 り上が りの形状から工房跡と判断した。

本遺構の南側において、 S1180B o Cの カマ ド煙出部と重複するが、埋土断面観察の結果、本遺構の方が

新 しいことが判った。斜面下方の東側は崩落により遺存 しないが、平面形は隅九長方形を呈すると思われ、

規模は長辺約2.3m、 短辺1,4m以上が推測される。長軸方向は等高線に平行 し、床面積は1,9∬ が遺存する。

壁は緩やかに立ち上が り、壁高は斜面上方の西壁で最大約40cmを測る。埋土は 5層 に細分されるが、主に

褐色土系で構成される自然堆積と思われる。床面は平坦で堅く締まる。床面施設として、西壁際に地床炉が

2基 (地床炉A・ B)確認された。地床炉Aは西壁の南寄 りに位置し、約35× 20cmの楕円状を呈し、最大厚

約5cmで 明赤褐色を帝びている。地床炉Bは西壁の北寄 りに位置し、径約40～ 45cmの略円形を呈し、最大

厚約 3～ 4cmで明赤褐色を帯びている。遺物は出土しなかった。

S K 130竪 穴状遺構 (第 189図、遺物図版28、 写真図版144・ 229)

F区赤25(A)区洞部中央の斜面上方、ⅧB-8jグ リッドに位置し、検出面はⅣ層である。調査員の判断

ミスにより、検出時において確認できた人為堆積の覆土を、試掘後に埋め戻したトレンチの覆土と勘違いし

たため、埋上の上位部分を掘削してしまった。斜面上方には崩落部が広がるが、平面形は隅九長方形を呈し、

規模は長辺約2.5m× 短辺約1.7mを 測る。長軸方向は等高線に平行し、床面積は3.0ど を測る。壁はいずれも

ほぼ直角に立ち上が り、壁高は西壁で約100cm、 北壁で約75cm、 南壁で約50cm、 東壁で約20cmを 測る。埋

土は11層 に細分されるが、各層位の状況から人為堆積と思われる。色調が相似していたため、床面と貼床の

区別がつかず、一部床面を掘 り過ぎてしまったが、断面観察から、床面はほぼ平坦で、貼床は主に斜面下方

に施されていたものと推測される。

遺物は、土器は土師器の奏形土器片が約30点、須恵器の奏形土器片が数点とRP lと して長頸瓶が

322)出土した。この他、羽口片が埋土中より2点出土した。

S K 140竪 穴状遺構 (第189図、写真図版145)

1点 (配

(小林 )

F区赤25B区、洞部から赤24B区尾根上に至る斜面上部、ⅧB-5r・ sグ リッドに位置し、検出面はⅥ層
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りごぴ〒著、隠 、角ヒ物櫨
3.10YR4/6(褐 )しまり 粘性有
4 10YR3/3(暗 褐)し まり 粘性有、炭化物少量
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(翻

1睫 轍 絵 ψ難 力 欅

9 25Y7/4(浅 黄)しまりやや有、粘性無

10 25Y3/3(暗 オリーブ褐)し まり欠、粘性欠

11.101rR3/3(暗 褐)し まり・粘性有、炭化物少量、灰層

12.10YR2/1(黒 )しまりやや有、粘性有、貼床

13 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性有、貼床

A_H_434m

SK140

C H‐
510m

B

SK140 テ ラス

1 10YR3/3(暗褐)し まり・粘性有
2 10YR2/3(黒褐)し まり ,粘性有
3 10YR3/3(暗褐)(暗褐)し まりやや有、

淵 名亀れ (醐 しまりや穂 粘性称

褐色土ブロック少量
5,lllYR2/2(黒褐)し まり。粘性有

6 10YR2/1(黒 )し まり・粘性有

E H_506m
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SK140
1 10YRγ 3(暗褐)し まり 粘性有

::II予髭2t量浩ヤこまう磐常塩性やや無、炭化物微量

12.10YR3/3(暗 褐)しまり有、粘性やや無

13 10YR3/2(黒 褐)し まり ,粘性有、マサ土プロック多量

14.10YR3/3(暗 褐)し まり有、粘性やや有、マサ土粒少量

15.10YR3/2(黒 褐)し まり 粘性有
16.25YR3/3(暗赤褐)し まり有、粘性無、焼土

ほ器認力煙創慶′徴範桂韓、砂質、マサ土粒多畳

彦1韓尋稔|:亀 |、と言子号ζ与雑許ξ夢を?邑易奮量
多韓誘彊́七:1竜越鉾醒蓑藍整畳

第189図  SK130・ 40竪穴状遺構
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上面である。立地から山・谷狽Iと も崩落が著 しく、当初山側上位は広 く崩落したもので中央下位の長方形プ

ランを遺構 と考えたものだが、精査の結果、山側上位は棚状のテラスと判明したものである。平面形・規模

は、等高線 と平行する北―南が長軸方向の長軸約3.2m、 短軸約1.5m前後の隅丸長方形で、床面積は約 3だ

を測る。山側テラスでは開口部長軸約 7m、 幅約70cm、 平坦部の幅は中央部で約10cm、 両側で約50cmを

測る。壁は鋭角的に外傾 して立ち上が り、テラス部分では崩落によりかなり外反する。壁高は山側西壁で最

大約180cm、 テラスまでは約100cmで 、谷狽1に 向かい低 くなる。埋土はおよそ30層 に細分されるが、全体的

に崩落によるマサ上を含む黒色系土の流入した自然堆積である。床面はおよそ平坦で堅締、床面施設は検出

されなかった。

遺物は埋土から土師器の奏形土器片数点と須恵器の奏形土器片 1点が出土したのみである。

S K 141竪穴状遺構 (第190図、写真図版145)

F区赤25B区、洞部から赤24B区尾根上に至る斜面中腹、ⅧB-5pグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上

面である。立地から山・谷側とも崩落が著 しい。平面形・規模は、残存部と貼床範囲から一辺約 3m前後の略

方形で、床面積は約 7ど と推定される。山側北方向には長さ約 2 xn、 幅約40cm、 深さ約 5cmの溝が取 り付

く。壁は鋭角的に外傾して立ち上がり、壁高は山側の最大約60cmか ら谷側に向かい低 くなる。埋土はおよ

そ20層 に細分される黒色系土と褐色系土が崩落と流入の繰 り返しによる自然堆積である。床面はおよそ平坦

で堅締、山側壁際を除き貼床が施されていた。床面施設は検出されなかった。

遺物は埋土から土師器の奏形土器片約10点、須恵器の奏形土器片 1点、鍛冶津が微量出土した。 1/1ヽ 山内)

S K 142竪穴状遺構 (第 190図、写真図版146)

赤25C区南半部、ⅧB-3mグ リッドに位置 し、Ⅵ層上面で検出された。検出当初工房跡であると考え精

査を開始したが、カマ ド・炉等が検出されなかったことから竪穴状遺構であると判断した。本遺構はS1144
を切っていることから新旧関係は (新)S K 142→ (十日)S1144である。平面形・規模は北側部分が斜面の

崩落で消失 しはっきりしないが、南西壁で2.7m、 北東壁で 3m残存 し、南壁で4.7m遺存 していることから、

一辺 5m前後の隅九方形を呈するものと思われる。床面積は残存部分で11.3ゴ を測る。壁は外傾 して立ち上

がる。壁高は南西壁で95cm、 北東壁で 6cmを 測 り、南東壁は東側に向かうにつれて低 くなっていく。埋土

は上位は暗褐色土、下位はにぶい責掲色土を主体とした自然堆積で 4層 に細分された。床面は平坦で締まっ

ている。床面施設は柱穴 4基 (Pl～ P4)が検出されており、位置的に4基 とも主柱穴になる可能性があ

ると思われる。

遺物は土師器片が13点、羽口片が 7点 と鉄津が出土 している。 (島原)

S X W52鉄生産関連炉跡 (第191図、写真図版146)

F区赤25D区平坦部中央、ⅧB-8mグ リッドに位置し、S1150Bの埋土上面で検出した。位置・レベル

的に見てS1150Aに伴うものであった可能性が高い。北斜面下位側が一部削平され全容は不明だが、焼土

等の広がりから平面形・規模は開口部径約50cmの略円形を呈し、断面形は深さ約 8cmの九底鍋形を呈する

と推定され、埋土は基本的には炭化物と鍛造剥片を微量含む黒色土の単層である。底面は全体的に黒く蒸焼

状態で堅く締まり、斑点状に一部やや強く遠元し、北側縁は火熱により弱く赤色変化していた。

遺物は埋土から鍛冶津と鍛造剥片が微量出土したのみである。 1/1ヽ 山内)

S X W53鉄生産関連炉跡 (第191図、写真図版146)

F区赤25(A)区 洞部中央の斜面下方、ⅧB-1l hグ リッドに位置する。本遺構はS X H16上 に構築され

ている。本遺構の上面は崩落により失われたものと思われ、確認された状態は焼土の範囲のみである。焼土
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SK141

日

H

〇
|

A  H=498m

SK141 D
l lllYR3/2(黒褐)しまり極めて有、粘性やや有
2 10YR4/4(褐 )しまり有、粘性無、砂質、マサ土粒少量

SK142
1.10YR3/3(暗 褐)し まり有、粘性無、マサ土含む

::群聯 躍蠍轟″糖ち坤撃塩鯵銹、
黄褐色土含む

4 10Y越《 (黄橙)し まりやや有、粘性無、

にぶい黄橙色土含む

A H_525m

SK141
1 10Y融/4(褐)し まり有、粘性やや有、庚化物少量
2 10Y彫 /2(黒褐)しまり極めて有、粘性有、マサ土ブロック少量

3 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり極めて有、粘性有
4.10YR3/3(暗褐)しまり 粘性有
5,10YR6/6(明 責褐)し まり有、粘性無、マサ土粒多量
6.10YR2/3(黒褐)しまり有、粘性やや無
7.10YR4/3(に ぶい黄掲)し まり有、粘性やや無、マサ土粒少量

8.10YR4//3(にぶい黄褐)し まり有、粘性やや無、黄褐色土プロック少量

9 10YR7/6(明 責褐)しまり有、粘性無、砂質、マサ土粒少量

10 10YR4//4(褐 )し まり有、粘性無
11 10YR7/8(黄 橙)し まり有、粘性無、砂質
12 10YR4/4(褐 )し まりやや有、粘性無
13 10YR73(1こ ぶい黄褐)し まり有、粘性無、砂質
14.10YR3/2(暗 褐)しまり有、粘性無、マサ土プロック少量
15 10YR2/3(黒 褐)しまり有、粘性無
16.10YRν 3(暗褐)しまり有、粘性無
17.10YRν 8(明黄褐)し まり有、粘性無、砂質
18 10YR5//8(黄 褐)しまり有、粘性無

丑認¥盈先綴姜指言[ξちや鎌甚専奪有1麻

01

自
∞
協

＝
Ｈ

Ｉ
ＯＩ
Ｉ

第190図  SK141・ 42竪穴状遺構

Pl(-550)
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SXW52

A

A H_45 9nl

SXヽV52
1 10YR3/2(黒 褐)し まり無、粘性やや有
2 10YR2/2(黒 褐)し まりやや有、粘性有、炭化物微量
3 10YR2/1(黒 )し まりやや有、粘性有、災化物少量、鍛造剤片微量
4.25Yν l(黄灰)還元部
5 25Y2/1(黒 )還元部蒸焼
6 75YR3/2(黒 褐)弱い焼土

SXW70

A

SXW53

Cll

OI

A H=託 7m

SXW73

A

01 ュ

辞

―
日
」
０∞＝Ｈ
ｌ
ｄ
ｌ

A B

SXW53
1.10G2/1 還元焼土
2.5G17//1(緑 黒)還元焼土
3 5YRプ2(暗赤褐)酸化焼土

A H_359m B

B

B

ゝ

上

SXヽV73
1 75YR6/6(橙 )酸化焼土
2.5G17/1(緑 黒)還元焼土
3.75YR4/4(明 掲)酸化焼土

0              50cm

第 191図  SXW52・ 53。 70。 73鉄生産関連炉跡

A  ._362m                   B

3

SXW70
1 25Y4/3(オ リーブ褐)しまり'粘佳極めて右
2 5YRク8(赤褐)酸化焼土
3 5G2/1(緑 黒)還元焼土
4 5BG17/1(青 黒)還元焼土
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は約55× 40cmの楕円状に広がり、中央部分は緑黒色の遠元焼土、その周囲は暗赤褐色の酸化焼土となって

お り、厚さは約 5cmを 測る。本遺構において鍛造剥片等は確認されなかったが、還元焼上が広がることか

ら鉄生産に関連する炉跡である可能性が高い。遺物は出土しなかった。

S X W70鍛錬鍛冶炉跡 (第 191図、写真図版146・ 264)

F区赤25(A)区洞部中央の斜面下方、ⅧB-1l hグ リッドに位置する。本遺構はS X H16掘削時に検出

したもので、 S XH16埋 土上位中に構築されて比ヽる。残存状態は不良であるが、平面形は楕円形を呈し、規

模は開口部約60× 30cm、 底部約30× 25cm程 が推測される。断面形は皿状を呈 し、深さは約10cmを測る。

埋土は確認されたのはオリーブ褐色土のみである。底面はやや凹凸が見られる。底面及び壁面には緑黒～青

黒色の還元焼土が広がり、一部で赤褐色の酸化焼土も確認でき、厚さは最大約 7cmを測る。

遺物は、炉壁が埋土中から1点 (配34)と 埋土中や底面から鉄津と鍛造剥片が少量出土してお り、本遺構

は鍛錬鍛冶炉跡である可能性が高い。

S X W73鍛錬鍛冶炉跡 (第 191図 )

F区赤25(A)区洞部中央の斜面下方、ⅧB-1l hグ リッドに位置する。本遺構はS X H16掘 削時に検出

したもので、 S X H16埋 土中位中に構築されている。平面形は円形を呈し、規模は開口部径約20cm、 底部

径約10cmを 測る。断面形は浅い皿状を呈 し、深さは 2cm程である。埋土については不明である。底面に広

がる焼土は約35× 20cmの精円状を呈する。中心部に橙色の酸化焼土、その周囲に緑黒色の還元焼土、更に

その周囲に明褐色の酸化焼土が広がり、厚さは最大約 5cmを 浪1る 。

遺物は、底面から鍛造剥片が少量出土しており、本遺構は鍛錬鍛冶炉跡である可能性が高い。  1/Jヽ林)

S W96炭窯 (第 192図、写真図版147)

F区赤25B区洞状地形の南部、東谷側に向かいやや傾斜のきつい斜面下位のⅧB-7sグ リッドに位置し、

検出面はⅥ層上面である。谷側は崩落により消失して全容は不明だが、残存部での平面形・規模は、長軸約

80cm、 短軸約55cmの略楕円形を呈し、壁は外傾 して立ち上が り、深さ約10cmを 測る。坦土は炭化物を多

く含む黒色土の単層で、底面は谷側にやや傾斜し、火熟により厚さ約5cmほ どが弱く赤色変化しており、形

態と状況から炭窯と判断した。遺物は出土しなかった。

S W97炭窯 (第 192図、遺物図版124、 写真図版147。 305)

F区赤25B区洞状地形の北部、ⅧB-5oグ リッドに位置し、 S1141の埋土上面で検出した。谷側は崩落

により消失して全容は不明だが、残存部での平面形・規模は、長軸約120cm、 短軸約80cmの 略楕円形を呈し、

壁は外傾 して立ち上が り、深さ約15cmを 浪1る 。埋土は炭化物を少量含む黒色土の単層で、底面は谷側にや

や傾斜 し、部分的に火熟により厚さ約 lcm以下の弱い赤色変化 した焼土が認められた。形態と状況から炭

窯と判断した。

遺物は埋土から角棒状の不明鉄製品 1点 (123)が 出上した。

S W99A・ B炭窯 (第 192図、写真図版147)

F区赤25B区洞状地形の中央、東谷側に向かいやや傾斜のきつい斜面下位のⅧB-7pグ リッドに位置し、

検出面はⅢ層上面であるが、B炭窯はA炭窯の底面で確認した。窪みを再利用した造 り替えと考えられる。

谷側は崩落により消失して全容は不明だが、残存部でのAの平面形・規模は、長軸約130cm、 短軸約80cmの

略楕円形、Bの平面形・規模は長軸約100cm、 短軸約55cmの略楕円形を呈し、いずれも壁は外傾して立ち上

が り、Aの深さ約45cm、 Bの深さは約10cmを 測る。埋土は災化物を少量含む黒色系土で、最下層は炭化物

層となっていた。底面は谷側にやや傾斜 し、壁面には部分的に火熱により厚さ約 lcm以下の弱い赤色変化
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И刀れだれれ【　８一
A

SW96

A H=422m

S覇/96
1 10YR2/2(黒褐)しまり有、粘性無、

炭化物多量
2 75YR3/3(暗 褐)弱い焼土

SW100

_生_H_437m

SW100
1 10YR3/4(暗褐)しまり・粘性有、炭化物微量
2 10YR3/3(暗褐)しまり・粘性有
3 10YR3/2(黒 褐)し まり,粘性有
4,10YR3/3(暗 褐)し まり堅く、粘性有、炭化物微量
5 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり堅く、粘性有
6 10YR3/3(暗褐)し まりやや有、粘性有

0             1m

ＳＷ
　
　
　
　
上

A H=47つm

A

SW99A

A H_456m A B

SW99A・ B
l 10YR2/1(黒 )しまり・粘性有
2 10YR2/2(黒褐)しまり'粘性有、炭化物少量
3.■5YR2/1(黒 )し まり 粘性有
4 10YR1 71(黒 )炭化物層
5.5YR4/6(赤 褐)焼土
6 10YR2/2(黒掲)しまり'粘性有
7.10YRl″ 1(黒)炭化物層

SW103

B

SヽV97
1 10YR3/3(暗褐)しまり 粘性有、

炭化物少量
2 75YR3/3(暗 褐)弱い焼土

９

ＳＷ９一　　　　〆
・

SヽV107
1.10YR3ん (暗褐)し まり,粘性有
2 10YR/2(黒 褐)し まり・粘性有
3.10YR2/1(黒 )炭化物層
4.10YRν 6(黄褐)し まり有、粘性やや有

SM「 108
1 10YR6//4(にぶい黄橙)し まり弱、粘性無
2 5BG〃 1(青黒)炭化物層

第192図  SW96・ 97・ 99A・ B。 100'107・ 108炭窯

BA

B

A

▲ H‐491m B
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した焼土が認められた。形態と状況から炭窯と判断した。

遺物は埋土から土師器の甕形土器片と羽口片数点と鍛冶滓が極めて微量出土した。

S W100炭窯 (第 192図、写真図版147)

F区赤25D区平坦部突端の東端谷頭、ⅧB-10mグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。谷側は崩

落により消失して全容は不明だが、残存部での平面形・規模は、長軸約225cm、 短軸約90cmの略楕円形を呈

し、山側北西壁は外傾して立ち上が り、深さ約25cmを測る。埋土は炭化物を微量含む黒色系土で、底面中

央には残材の炭化物層が認められた。底面は谷側にやや傾斜 し、一部火熱により厚さ約 lcm以下の弱い赤

色変イとが認められた。形態と状況から炭窯と判断した。遺物は出土しなかった。

S W107炭窯 (第 192図、写真図版147)

F区赤25B区洞状地形の北部、ⅧB-6oグ リッドに位置する。当初プランを把握 しておらず、S1141C

床面で検出したものだが、残存状況から本遺構が新 しいと考えられ、上部は掘削により消失してしまった。

残存部での平面形・規模は、長軸約120cm、 短軸約85cmの歪な略楕円形を呈 し、断面形は皿形で深さ約 7

cmが残る。埋土は炭化物を微量含む黒色系土で、底面には残材の炭化物層が部分的に認められた。底面で

は焼土が確認されなかったが、状況から炭窯と判断した。

遺物は鍛冶津が極めて微量出土した。

S W108炭窯 (第 192図、写真図版147)

(小山内)

赤25C区のⅧB-5jグ リッドに位置し、尾根頂部東側肩口のⅥ層上面で検出している。平面の形状は不

整な楕円形を呈すが、長軸が1lm、 短軸が85cmで 長・短軸の差はあまりない。また長軸はNE― SWを 向

き、尾根筋と平行にある。断面形は椀形状で、壁高は西側 (山側)が35cm。 東側 (谷側)が 15crnを測 り、南

東側の壁の一部が攪乱を受けている。埋土は上位ににぶい黄橙色土が堆積し底部に厚さ 7cm程度の戊化物

層 (分析結果 :ク リの木)がある。なお底面には焼土跡は見られない。

S K233土坑 (第 193図、遺物図版124、 写真図版148。 305)

F区赤25B区、洞部から赤24B区尾根上に至る斜面中腹、ⅧB-5n'oグ リッドに位置し、検出面はⅥ層

上面である。平面形・規模は、開口部径約110cm、 底部径約100cmの 円形で、断面形は深さ約50cmの筒状を

呈する。埋土は暗褐色系土の人為的堆積である。底面は概ね平坦である。

遺物は土師器の甕形土器片 1点、 S字形の板状鉄製品 1点 (122)と 鍛冶津が微量出土した。

S K236土坑 (第 193図、写真図版148)

F区赤25B区、洞部から赤24B区尾根上に至る斜面中腹、ⅧB-4oグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上

面である。平面形・規模は、開口部径約100cm、 底部径約80cmの 円形で、断面形は深さ約60cmの 深鍋形を

呈する。埋土は暗褐色系土の自然堆積である。底面は概ね平坦である。

遺物は土師器の奏形土器片が数点出土したのみである。

S K245土坑 (第 193図、写真図版148)

F区赤25D区平坦部南端、東谷側に向かう斜面上位のⅧB-8oグ リッドに位置 し、検出面はⅥ層上面で

ある。谷側半分が崩落により消失して不明である。遺存部から平面形・規模は、開日部径約180cm、 底部径

約160cmの 円形で、断面形は深さ約50cmの筒状を呈すると推定される。埋土は上位黒色系土、下位黄褐色

系土の自然堆積である。底面は概ね平坦だが、谷狽1に小ピットもしくは崩落による深さ10cmほ どの落ち込

みがある。遺物は出土しなかった。

(亀 )
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ゝ

=生―H=503m

SK233
1 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性やや有
2.10YR3独 (暗褐)し まり有、粘性やや有、
3.10YR3/3(暗 褐)し まり極めて有、粘性やや有、

炭化物微量

SK246

A~―― H=461コ

SK246
1 10YR3/2(黒褐)し まり 粘性有、地山プロック少量
2.10YR3/3(暗 褐)し まり。粘性有
3 10YR2/2(黒 褐)し まり・粘性有、マサ土粒少量
4.10YR3/2(黒 掲)し まり・粘性有
5 ЮYR3/3(暗褐)し まり 粘性有
6.10YR3/2(黒 褐)し まり'粘性有
7 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり 粘性有

A H=52Юm

SK236
1.10YR2/2(黒褐)し まり極めて有、粘性やや有
2 10YR2/3(黒 褐)しまり有、粘性やや有
3.10YR3/3(暗 褐)し まり有、粘性やや有

ξ:器認猫臨|しまη監籐 粘`跡

SK247

A

A H=463m

傷ヨ193E] SK233・ 236・ 245-247EL寛尤

SK247
1 10YR3/2(黒 褐)しまり 粘性有
2.10YR3/3(暗 褐)しまり。粘性有、マサ土粒少量
3.10YR3/2(黒 褐)しまり極めて有、粘性有、マサ土粒少量
4.10YR2/3(黒 褐)しまり'粘性有
5 10YR3/3(暗 褐)しまり極めて有、粘性有、マサ土ブロック中量
6.10YR3/2(黒 褐)し まりやや無、粘性有

な:認謡話分跳ヤLま ,ギ難粧著
性承マサ土プロック舞

SK233 SK236

A

に

は

」

阻

府

　

Ｂ

一

B     A

B

A  Hi457m

1 10YR2/2(黒褐)し まり・粘性有
2 10YR3/3(暗 褐)し まり'粘性有
3.10YR3/2(黒褐)し まり 粘性有
4 10YR6/8(明 黄褐)し まり・粘性やや有
5,10YR5/6(黄 褐)し まり,粘性やや有、砂質

0            11n

B

B
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S K246上坑 (第 193図、遺物図版126、 写真図版148'306)

F区赤25D区平坦都南端、東谷側に向かう斜面上位のⅧB-7oグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面で

ある。 S K247と 重複 し、本遺構が切 られる。谷側の一部が崩落により消失して不明である。遺存部から平

面形・規模は、開口部230× 150cm、 底部約180× 130cmの楕円形で、断面形は深さ約60cmの筒状を呈すると

推定される。埋土は黒色系± 7層からなる自然堆積である。底面は概ね平坦である。

遺物は土師器の甕形土器片約10点 と郭形土器片 1点、底面からほぼ完形の鉄鏃 1点 (155)、 鍛冶津類が微

量出上した。

S K247土坑 (第 193図、写真図版148)

F区赤25D区平坦都南端、東谷側に向かう斜面谷頭のⅧB-7oグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面で

ある。S K246と 重複 し、本遺構が切る。平面形・規模は、開口部径約150cm、 底部径約150cmの 円形を呈し、

断面形は深さ約75cm筒状で一部袋状となっている。埋土は崩落のマサ土を全体的に含む黒色系上の自然堆

積である。底面は概ね平坦である。

遺物は土師器の奏形土器片約10点 と羽口片 2点、鍛冶津類が微量出上した。

S K249A・ B土坑 (第 194図、遺物図版33、 写真図版148・ 232)

F区赤25D区平坦部中央、ⅧB-8nグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。 S1123・ 148と 重複

し、本遺構が新 しい。検出時には同規模の円形の連結したプランを確認したが、埋土上位が褐色系の人為的

なものであったため、区別ができなかったが、断面の観察で新 Aと 古 Bが判明した。Aの平面形・規模は、

開口部径約120cm、 底部径約90cmの 円形、Bの平面形・規模は、開口部径約HOcm、 底部径約115cmの 円形

を呈し、Aの断面形は深さ約60cmの平鍋、Bの断面形は深さ約60cmの 袋状となっていた。埋土はいずれも

全体的にマサ土を含む褐色系土の人為的堆積である。底面はどちらも概ね平坦である。

遺物はA埋土から土師器の奏形土器片約10数点が出土した。

S K253上坑 (第 194図、写真図版148)

F区赤25D区平坦部南側の谷頭、ⅧB-8nグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。谷側が崩落に

より消失しているが、遺存部から平面形。規模は、開田部径約150cm、 底部約145cmの円形で、断面形は深

さ約40cmの筒状を呈すると推定される。埋土は褐色系上の人為的堆積である。底面は概ね平坦である。

遺物は土師器の奏形土器片が 1点出土したのみである。

S K254土坑 (第 194図、遺物図版33・ 126、 写真図版149。 232・ 306)

F区赤25D区平坦部南東の谷頭、ⅧB-9nグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。平面形・規模は、

開田部約180× 160cm、 底部約210× 180cmの 楕円形で、断面形は深さ約100cmの フラスコ状を呈する。埋土

はおよそ20層 に細分される流入と崩落の繰 り返しによるマサ土混 じりの黒色系土と黄褐色系土の自然堆積で

ある。底面は概ね平坦である。

遺物は土師器の発形土器片数点、鉄鐸が 1点 (156)と 鍛冶津が極めて微量出土した。

S K256土坑 (第 195図、写真図版149)

F区赤25D区平坦部北側谷頭、ⅧB-9mグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。北東谷側が一部

崩落により消失しているが、平面形・規模は、開口部約210× 170cm、 底部約200× 150cmの 略楕円形で、断

面形は深さ約35cmの皿状を呈すると思われる。埋土は褐色土の単層で、底面は概ね平坦である。

遺物は土師器の奏形土器片が 2点出土したのみである。                  1/1｀ 山内)
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SK249A・ B

A  H_451m

B

粘性有、マサ土ブロック少量
マサ土粒中量

粘性有、マサ土粒中量
粘性有、マサ土粒少量

粘性有、マサ土ブロック少量、炭化物微量
マサ土ブロック中量
マサ土ブロック少量
マサ土プロック中量、炭化物徴量

SK253

A

A H_453m B

SK253
1 10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり 粘性やや有
2.10YR3/2(黒 褐)し まり 粘性有
3.10YR4/4(褐 )し まり,粘性有
4.10YR4/3(に ぶい黄掲)しまり'粘性有、マサ土ブロック少量

SK254

A H_生 5m

0           1m
|

B
A

SK249A
l.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり 粘性有
2 10YR3//3(暗 褐)し まり・粘性有
3.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり極めて有、
4.10YR5/4(に ぶい責褐)し まり 粘性有、
5 10YR73(に ぶい黄褐)し まり 粘性有
6 10YR4/3(に ぶい黄褐)しまり極めて有、
7 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり極めて有、
8 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり'粘性有
9.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり極めて有、
10,10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり'粘性有、
■ 10YR5/3(にぶい黄褐)し まり・粘性有、
12.10YR4/4(褐 )し まり極めて有、粘性有、
13 10YR5/3(に ぶい黄褐)し まり 粘性有
SK249B
14 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり極めて有、粘性有
15.10YR5/3(に ぶい黄褐)し まり極めて有、粘性有、庚化物微量

衿路 3(岳熱ド整ホ乱臭鋼肝ぽ認詫増i犠晃湧昇
サ土多量

SK254
1.25Y7/3(浅 黄)しまり有、粘性やや有、マサ土プロック中量
2 25Yν3(黄褐)しまり有、粘性やや有、マサ土プロック少量
3.25Y4/3(オ リーブ褐)し まり有、粘性やや有
4 25Y7/4(浅黄)し まり'粘性有、マサ土多量

:lil:!:|:ξlg:す ::子£とを::とξこ:::'多警暮
ク少量

讐賜
3i観

署!磁鞠棚
量

と韓騒纏暑|ヽとξオ種臣写,雛騨届挙鶏協罐
量

機1横穏ち々ヰ:ご 1這母邑1'〕子≡磯 、`ご甲生修燿多量

葬韓影:想訃きg孝鬱言こ:,雛:轟
癌浩マ此筵

後器駆 脆ギ贋伊.離卑奪沙性やや有、

雰引94図  SK249A・ B・ 253・ 254EL,尤

B
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SK256

A

A ._450m

A H_477m

根> SK259 ／

Ｂ

一
A

BA
H=485m

B

予 鶴 74候 鋤 しまり有、粘性やや有、マサ土粒多量

A

SK262

A H_376m

SK262
1 25Y3/3(暗 オリープ褐)し まり有、

粘性やや有

SK263

A H_380m

SK263
1.25Y4/3(オ リーブ褐)しまり欠、粘性やや有

ζ:ちF滝先 縄 揮ちヒ夢瘤分し螢ケ署:電性やや有

4 25Y7/4(浅 黄)し まりやや有、粘性欠

B

B

A

B

SK258

!|1尊とち1妄會態£eと |:|こと患与宅誉fg言:三
寧隻巻含b

5 10YR3/2(黒 掲)し まり少、粘性無、にぶい黄橙含

0            1m

弟 195図  SK256・ 258・ 259・ 262・ 263土坑

::観と
箋1呉

目指ヤ息ζ手:F雄笹塩4壱各j:;;le争≧意及寡
含

6 10YR6/2(灰 黄褐)しまりやや有、粘性無

λ

上

B
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S K258土坑 (第 195図、写真図版149)

赤25D区南半部、ⅧC-61グ リッドに位置し、Ⅳ層上面で検出された。 S1143を 切っていることから新

旧関係は (新)S K258→ (十 日)S1143で ある。平面形・規模は楕円形を呈 し、開口部径204× 177cm、 底部径

173× 146cmを 測る。壁は鋭角的に立ち上がる。壁高は北壁で62cm、 南壁で 4cmを測 り、西・東壁は南に向

かうにつれて低 くなる。埋土は 5層 に細分され、上位はにぶい黄褐色土、中位は暗褐色土、下位は黒褐色土

を主体とした自然堆積である。底面は槻ね平坦である。遺物は出土しなかった。

S K259土坑 (第 195図、写真図版149)

赤25D区東斜面、ⅧC-61グ リッドに位置し、Ⅳ層上面で検出された。平面形・規模は円形を呈 し、開日

部径約125× 122cm、 底部径約119× 110cmを 測る。壁は鋭角的に立ち上がる。壁高は21～79cmを 測る。埋

土は 6層 に細分され、上位は暗褐色土、中位は黒褐色土、下位は灰黄褐色土を主体 とした自然進積である。

底面は概ね平坦で、底面中央付近から径36× 38cmの 円形を呈する、深さ16cmの 土坑が検出された。遺物は

出土 しなかった。 (島原)

S K 262土坑 (第 195図、写真図版149)

F区赤25(A)区北側棚部の斜面下方、ⅧB-12eグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。平面形は略

楕円形を呈 し、規模は開田部約60× 45～ 55cm、 底部約45× 30～ 40cmを 測る。壁は斜面上方の西側は鋭角的

に立ち上が り、深さは約30cmを測るが、斜面下方の東側は崩落により僅かしか遺存せず、緩やかに立ち上

が り、深さは約 5cmを測る。埋土は暗オリーブ褐色土の単層である。底面は東側に凹凸が見 られるが、概

ね平坦である。遺物は出土しなかった。

S K263土坑 (第 195図、写真図版149)

F区赤25(A)区北側棚部の斜面下方、ⅧB-1l fグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。平面形は円

形を呈 し、規模は開口部径約100cm、 底部径約75cmを測る。壁はほぼ直角に立ち上が り、深さは 5～30cm

を測る。埋土は4層 に細分され、各層位の状況から自然堆積と思われる。底面はほぼ平坦である。

遺物は、埋土中から土師器の奏形土器片が約10点、磨石が 1点、鉄滓が微量出土した。

S K264上坑 (第 196図、遺物図版95、 写真図版149。 283)

F区赤25(A)区北側の棚部、ⅧB-1l fグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。検出時において、北

側の平面プランが不整形を呈していたため、遺構の重複または木根などによる撹乱が及ぶものと考え精査を

開始したが、埋土断面観察の結果、柱穴と思われるピットが重複 していることが判った。これは径約40cm

の円形を呈 し、深さは約25cmを測る。新旧関係は S K264を 切っており、位置的にS1180Aに 伴う柱穴で

ある可能性が考えられる。本遺構の平面形は円形を呈 し、規模は開口部径約95cm、 底部径約65～ 75cmを 測

る。壁は鋭角的に立ち上が り、深さは30～50cmを 測る。埋土は 4層 に細分され、各層位の状況から人為堆

積の可能性がある。底面は平坦である。

遺物は、埋土中より土師器の奏形土器片数点、鉄津が中量、砥石 1点 (配130)が出土した。

S K266土坑 (第 196図、写真図版149)

F区赤25(A)区洞部北側の斜面上方、ⅧB-10fグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。平面形は楕

円形を呈 し、規模は開田部約75× 65cm、 底部約55× 40cmを測る。断面形は皿状を呈 し、深さは約15cmを

測る。埋土はオリーブ褐色土の単層である。底面は概ね平坦である。遺物は出土しなかった。   1/1ヽ林)

S K269土坑 (第196図、遺物図版31、 写真図版150'231)

赤25C区南半部、ⅧB-4m・ 5mグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。 S K270に切 られているこ
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SK264

A

A  H_382m B

SK264
1,25Y3/3(暗 オリーブ褐)し まりやや有、粘性有

2 25Y6/4(1こ ぶい責)しまりやや有、粘性欠

3.25Y4/4(オ リーブ褐)し まりやや有、粘性欠

4 25Y3/3(暗 オリーブ褐)しまり・粘性有
5.25Y4/3(オ リープ掲)し まり欠、粘性有

,:鋸彬;縫揮ちヒ芽名)セ皆覇ギ嘉性やや有、焼土プロック少量

SK269

A H_5119m

SK269
1.10YR4/2(灰 黄褐)し まり有、粘性無
2 10YR3/2(黒 褐)し まり有、粘性無、炭含

3.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無

會:認 ¥ミ鋸 雁 慕憬曇名言 ι
gち

筆筆撤 難癌無、淡黄色ブロック含

6 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無
7 10YR4/2(灰 責褐)し まり有、粘性無
8.10Y融/2(灰黄褐)し まり有、粘性無、黒褐色土含

9 10YR4/2恢 黄褐)し まり有、粘性無
10 10YR4//2(灰 黄褐)し まり有、粘性無

11 10YR4/2(灰 黄褐)し まり有、粘性無

SK266

B

A  H=38約m

晋 犠 73曾 リーブ褐)し まり有、粘性やや有、黄褐色土プロック少量

SK270

A

A H_5118m B

】:多評彫:1にぶキt喜;しまη奪準警1雑こ粂0花ぶぃ黄4PJ混入・炭含

:i鐵琴(燃5酔罪聯糠ャ離義と犠
6 10YR5/3(に ぶい黄掲)し まり有、粘性無
7.10YR6/2(に ぶい黄橙)しまり有、粘性無、マサ土混入

8,10YR6/3(に ぶい黄栓)しまりやや有、粘性無

�群騒 籐憬螢名デ[写ち箸1雑性無、マサ土混入、炭含
11 10YR5/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無
12.10YR5/2(灰 黄褐)しまり有、粘性無

静尊尊愁打饉 鍵ご:慧慈晏斃談吉隻繁量
そ群駆 l:鐵 t覇此ξη象雑毅名銑好炭含
19,10YR6/3(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無、炭・焼土少量

0                       1m

A

B

B

A

第196図  SK264・ 266・ 269・ 270土坑
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とから新旧関係は (新)S K270→ (旧)S K269である。 S K270に切 られているため、平面形・規模ははっき

りしないが、開口部径194c血前後、底部径155cm前後の円形状を呈すると思われる。壁は鋭角的に立ち上が

る。壁高は最大62cmを 測る。埋土は11層 に細分され、上位は黒褐色土、中・下位は灰黄掲色土を主体とした

人為堆積である。底面は概ね平坦である。

遺物は土師器片が12点出土し、掲載した遺物は埋土中出土の土師器甕 3点 (365～ 367)である。

S K270土坑 (第 196図、写真図版150)

赤25C区南半部、ⅧB-5mグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。 S K269と 重複関係にあり、同遺

構を切っている。よって新旧関係は (新)S K270→ (1日)S K269で ある。平面形・規模は円形を呈し、開口部

径91× 84cm、 底部径95× 88cmを 測る。壁は下半部は内湾気味に、上半部は鋭角的に立ち上がる。壁高は83

～94cmを 測る。埋土は19層 に細分され、上位はにぶい黄褐色土、中・下位は灰黄褐色土を主体とした人為堆

積である。底面は概ね平坦である。遺物は土師器片が 3点 と鉄津が出土している。

S K272土坑 (第 197図、遺物図版31、 写真図版150・ 231)

赤25C北半部、ⅧB-5jグ リッドに位置 し、Ⅵ層上面で検出された。 S1146に切 られていることから、

新旧関係は (新)S1146→ (旧)S K272である。 S1146に切られているため、平面形・規模ははっきりしな

いが、残存部分で開口部径156× 132cm、 底部径134× 105cmを測 り、平面形は楕円形状を呈すると思われる。

壁は外傾 して立ち上がる。壁高は西壁で最大63cmを測 り、東側に向かうにつれて低 くなっていく。埋土は

7層 に細分され、上位はにぶい黄褐色土、中・下位は灰黄褐色土を主体とした人為堆積である。底面は概ね

平坦である。

遺物は土師器片が19点、須恵器片が 1点 と鉄津が出上している。このうち掲載 した遺物は埋土中より出土

した土師器奏 2点 (368・ 369)である。                            (島 原)

S K285土坑 (第 197図 )

F区赤25B区、洞部から赤24B区尾根上に至る斜面上部、ⅧB-4oグ リッドに位置 し、 S X 140の 貼床

除去後に検出した。本遺構が古 く、南側の棚状の掘 り込みはS X 140の掘 り方と思われる。谷側が崩落によ

り消失して不明であるが、遺存部から平面形・規模は、開回部径約110cln、 底部約90cmの略円形で、断面形

は深さ約45cmの筒状を呈すると推定される。埋土は暗褐色系土の人為的堆積である。底面は概ね平坦であ

る。遺物は出土しなかった。

S K287土坑 (第 197図、写真図版150)

F区赤25B区洞状地形の北部、ⅧB-6oグ リッドに位置し、検出面はⅥ層中である。本遺構はS1141

C・ S X 147Bを切る。平面形・規模は、開口部約110× 75cm、 底部約90× 60cmの楕円形で、断面形は深

さ約35cmの筒状を呈する。埋土は上位の黒色系土と下位のマサ土混 じりの黄褐色系土の自然堆積である。

底面は概ね平坦である。遺物は出土 しなかった。 1/1ヽ 山内)

S K238土坑 (第 197図、写真図版150)

赤25C南半部、ⅧB-41グ リッドに位置 し、Ⅵ層上面で検出した。 S X 179と 重複関係にあり、同遺構

を切っている。よって新旧関係は (新)S K288→ (十 日)S X 179で ある。 S X 1791こ 切 られているため平面

形・規模ははっきりしないが、開口部径125× 104cln、 底部径97× 85cmの楕円形状を呈す。断面形は深鍋状

を呈し、深さ65～ 74cmを 測る。埋土は 6層 に細分され、上位は暗褐色土、中位はにぶい黄褐色土、下位は

にぶい黄橙色土を主体とした自然堆積である。底面は概ね平坦である。遺物は出土しなかった。
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SK238

A  H_512m

SK285

A H=522m

SK285
1.10YR3れ (暗褐)し まり極めて有、粘性有
2 75YR3/3(暗 褐)廃棄焼土
3.■5YR3/4(暗褐)廃葉焼土
4.10YR3/3(暗 褐)しまり 粘性やや有

5 10YR3/4(暗褐)しまり 粘性やや有
6.10YR6/3く にぶい黄橙)し まり極めて有、

粘性無、マサ土
7 10YR2/1(黒 )し まり極めて有、粘性有

SK289

A

H‐ 51lm

界 197図   SK272・ 285・ 287-289土坑

SK289
1.25Y7/3(浅 黄)し まりやや有、粘性無、マサ上含、炭少量

A

B

誓

上
A

A B

B

SK288

11専ヨg,1毛自:g§|::争:::与慧:怠三::3ぢ★::量

A  H_467m

SK287
1 10YR3/4(暗褐)し まり極めて有、

粘性やや無

::II¥盤チユ 纏 得ty手 ′基桂砦
有

4 10YR5れ (に ぶい黄褐)

しまり 粘性有、
マサ土プロック少量

5 10YR5/4(に ぶい黄禍)

しまり極めて有、粘性やや有
6 25Yν4(黄褐)し まり'粘性有

0            1m
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S K289土坑 (第 197図、写真図版150)

赤25C南半部、ⅧB-31グ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。本遺構はS X 179構 築時に人為的

に埋められている。よって新旧関係は (新)S X 179→ (十 日)S K289である。開田部径207× 161cm、 底部径

161× 125cmの精円形状を呈する。断面形は深鍋状を呈し、深さ77～ 93cmを測る。埋土は浅黄色土を主体と

した人為堆積である。底面は概ね平坦である。遺物は埋土中より鉄津が出土した。

S K 290上坑 (第 198図、写真図版150)

赤25C南半部、ⅧB-4mグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出された。 S1122を切っている。よって新旧

関係は (新)S K290→ (十 日)S1122で ある。開口部径131× 127cm、 底部径101× 95cmの 円形状を呈する。断

面形は深鍋状を呈し、深さ77cmを測る。埋土は 6層 に細分され、上位は黄褐色土、中位はにぶい黒褐色土、

下位はにぶい黄橙色土を主体とした自然堆積である。底面は概ね平坦である。

遺物は埋土中より鉄津が出土した。

S K291土坑 (第 198図、遺物図版72、 写真図版258)

赤25D区東斜面、ⅧB-6mグ リッドに位置し、Ⅳ層上面で検出された。南側斜面が崩落して壁面の一部

が消失しているが、平面形・規模は円形状を呈 し、開口部径164× 101cm、 底部径139× 89cmを測る。壁は外

傾して立ち上がる。壁高は北壁で31cmを測 り、西・東壁は南に向かうにつれて低 くなる。埋土は灰黄褐色土

を主体とした単層の自然堆積である。底面は概ね平坦である。

遺物は坦土中より羽日が 2点 と鉄滓が出土し、掲載した遺物は羽回 (140)1点である。 (島原)

S K 292土坑 (第 198図、写真図版151)

F区赤25D区平坦部南西端、ⅧB-7nグ リッドに位置し、Ⅵ層中のS1147床面で検出した。本遺構が新

しく、S1123と も重複するが新旧関係は不明である。平面形・規模は、開口部径約125cm、 底部約115cmの

円形で、断面形は深さ約35cmの筒状を呈する。埋土はマサ上を多く含む掲色系土の人為的堆積である。底

面は概ね平坦である。遺物は出上 しなかった。 (小山内)

S K293土坑 (第 198図、写真図版151)

赤25C区 のⅧB-3nグ リッドに位置し、尾根頂部緩斜面のⅥ層上面で検出している。谷側が削られてお

り形状・規模の詳細は不明であるが、残存部における長軸は2.3m・ 短軸は1.5mを測る。また平面形はやや

精円がかった円形を呈 していたと考えられる。山側 (南西側)の壁はやや内傾気味に立ち上が り、壁高は

40cmあ る。底面はほぼ平坦で、谷側に深さ15cm程度の窪みを伴っている。埋土は上位に黄橙色砂質土、下

位ににぶい黄橙色土が堆積 し、所々木根による攪乱が見られる。遺物は出土していない。 (亀 )

S K294上坑 (第 199図、写真図版151)

F区赤25(C)区 中央の東側斜面、ⅧB-6j・ kグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。斜面下方の東

側は崩落により遺存 しないため詳細は不明だが、平面形は円形または楕円形を呈すると思われ、規模は開口

部径140cm以上、底部径120cm以上が推測される。遺存する斜面上方の西側の壁はほぼ直角に立ち上が り、

深さ約25cmを 測る。埋土はIrB色上の単層である。底面は概ね平坦である。遺物は出土しなかった。

S K 295土坑 (第199図、写真図版151)

F区赤25(C)区 中央の東側斜面、ⅧB-6jグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。斜面下方の東側は

崩落により遺存 しないが、平面形は円形または楕円形を呈すると思われ、規模は開田部径70cm以 上、底部

径65cm以上が推測される。遺存する斜面上方の西側の壁は緩やかに立ち上が り、深さ約15cmを 測る。埋土

はオリーブ褐色上の単層である。底面は概ね平坦である。遺物は出土しなかった。
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SK290

一塾二H‐512m

SK292

A

A H=464m

SK291

A H=477m

SK291
1.10YR4/2(灰黄褐)し まり有、粘性無、マサ土合、炭少屋

SK293

A_H_535m

SK293
1 10YR7/8(黄 橙)し まり中、粘性無、砂質
2 10YRν 4(に ぶい責褐)しまり中、粘性無
3 10YR6/4(に ぶい黄橙)し まり中、粘性無

4 10YR6/6(明 黄褐)し まり中、粘性無、砂質

5 10YR6/6(明 黄褐)し まり中、粘性やや有

A

B

:鸞饉穆:ξ:1急:312igσ争聾
鯉含

A

B

B

SK292

m

第198図  SK290～ 293土坑
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S K297土坑 (第 199図、写真図版151)

F区赤25(A)区洞部中央の斜面上方、ⅧB-8h・ iグ リッドに位置する。検出状況及び重複する遺構 と

の新旧関係はS11241こ 記述 した通 りである。斜面下方の東側は崩落により遺存 しないが、平面形は略円形

を呈し、規模は開口部径約100～ 120cm、 底部径約70～ 80cmが推測される。遺存する斜面上方の西側の壁は

ほぼ直角に立ち上が り、深さは約50cmを測る。埋土は上位の浅黄色土と下位の暗オリーブ褐色土に分層さ

れる。底面は概ね平坦である。遺物は出土しなかった。

S K298上坑 (第 199図 、写真図版151)

F区赤25(A)区北側の棚部、ⅧB-1l e・ fグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。本遺構はS1180

Aの西壁精査時に確認した。本遺構 と重複する遺構 との新旧関係は前述の S1180A等 に記述した通 りであ

る。平面形は円形を呈 し、規模は開口部径約120cm、 底部径約90～ 100cmを 測る。壁はほぼ直角に立ち上が

り、深さは約70cmを測る。埋土はlo層 に細分されるが、各層位の状況から、斜面上方より流入 した自然堆

積と思われる。底面はほぼ平坦で堅く締まる。

遺物は土師器の奏形土器片が約30点 出土した。

S K300土坑 (第200図、遺物図版29・ 69、 写真図版151。 229・ 255・ 264・ 265。 318)

F区赤25(A)区洞部北側の斜面中腹、ⅧB― ngグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。平面形は略

円形を呈し、規模は開口部径約170～ 220cm、 底部径約70～90cmを測る。壁は下部は鋭角的に立ち上がるが

その後緩やかになり、斜面上方の北西側上部は外反する。深さは約40～ 110cmを 測る。埋土は24層 に細分さ

れるが、状況から人為的堆積 と思われる。底面はほぼ平坦で、遺構東側には階段状の段差が確認された。

遺物は、土器は埋土中より上師器の奏形土器片が約30点、郭形土器片が約10点、須恵器の奏形土器片が約

5点、重の破片 1点 (No326)と 郭の破片 1点 (血327)が出土 した。この他、羽口が埋土上位より3点 (h

109・ 110・ 111)、 炉壁が埋土中及び埋土上位より4点 (h35・ 36。 37・ 38)、 鉄塊系遺物が埋土下位より2点、

鉄津が多量、鍛造剥片が埋土下位より少量出土している。また、埋土下位から廃棄された災化材が出土して

おり、鑑定の結果、クリであることが判った。以上の出土遺物からも人為的に廃棄されたものと判断でき、

これらの遺物は周辺及び斜面上方の遺構に帰属するものと思われる。

S K301上坑 (第 199図、写真図版151)

F区赤25(A)区洞部北側の斜面上方、ⅧB-10fグ リッドに位置する。本遺構はS X H16掘 削後に検出

したものである。斜面下方の南側は崩落により遺存 しないが、平面形は円形または楕円形を呈するものと思

われ、規模は開口部径90cm以上、底部径85cm以上が推測される。遺存する斜面上方の北壁はほぼ直角に立

ち上が り、深さは約15cmを 測る。埋土はにぶい黄色上の単層である。底面は概ね平坦である。

遺物は出土しなかった。 (小林 )

S N47炉跡 (第200図、写真図版152)

F区赤25B区洞状地形の中央山側斜面下位、ⅧB-5pグ リッドに位置 し、Ⅵ層上面で検出した。谷側は

崩落により消失して全容は不明だが、残存部での平面形・規模は、長軸約155cm、 短軸約80cmの略楕円形を

呈 し、山側壁はほぼ垂直に立ち上が り、壁高は約50cmを 測る。山側上位には半円形のテラスが認められた

が、断面観察から窪みを利用 した炭窯の痕跡の可能性がある。埋土は炭化物混じりの黒色系上で、テラス底

面の延長レベルには炭化物層が認められた。底面は概ね平坦で、薄 く灰が残 り、中央部が火熱により厚さ約

5cmほ どで弱 く赤色変化 していた。形態と状況からえ窯の可能性もある。

遺物は埋土から土師器の奏形土器片約20点が出土した。
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SN47
1 10YR3/3(暗褐)しまり有、粘性やや有、炭化物微量
2.10YR3/2(黒褐)しまりやや有、粘性有、炭化物層
3,10YR3/3(暗掲)しまり・粘性有、民化物微量
4,10YR3/2(黒 褐)しまり。粘性有、黄褐色土ブロック少量

5 10YR2/2(黒 褐)し まり・粘性有
6 10YR2/2(黒 褐)し まりやや有、粘性有

`i発

尋静び奪鍮ふ1焼
土

SN48

0           1m

SK300
1125Y3/3(暗 オリープ褐)しまり有、粘性欠、鉄津・焼土粒・炭化物少量

2.5Y馳 /6(赤褐)廃葉焼土塊
3 25V4/3(オ リープ褐)し まり久、粘性やや有、炭化物少量

:ia評銑縫ダサ喜歩堪言とξち猶竹雀性やや有、焼土塊微量
6.25Y〃1(黒)し まりやや有、粘性有、炭化物多量
7.25Y3/2(黒 褐)しまり'粘性やや有
8.25Y5/3(黄 褐)し まり 粘性やや有
9.75YR5/6(明 褐)廃棄焼土塊
10 10YR3/2(黒 褐)しまり欠、粘性やや有、炭化物少量

H 25Y4/4(オ リーブ褐)しまり・粘性やや有
12 Z5Y3/2(黒 褐)しまり'粘性やや有、焼土粒微量
13.25Yν l(黒帽)しまり'粘性やや有、焼土粒徴量、炭化物中量

14 25Yν 2(黒褐)し まり 粘性やや有
15.25Y5/4(責 褐)し まり'粘性欠
16.2Ы 3/3(暗 オリープ褐)し まり有、粘性やや有
17 25Y4/4(オ リーブ褐)しまり欠、粘性やや有
18 参5Y3/1(黒掲)し まり・粘性やや有、焼土粒微量
19 25Y3/2(黒 褐)し まり 粘性やや有、炭化物少量

20.25Y3/3(暗オリーブ褐)し まり 粘性有、焼土粒 炭化物少量

21.25Y3/2(黒褐)し まり 粘性有
22.25Y2/1(黒)しまりやや有、粘性有、炭化物少量
23 25Y3/3(暗オリーブ褐)し まり 粘性有、焼土粒・炭化物少量

24 25Y2/1(黒)し まりやや有、粘性有、炭化物少量

A B

A H=456m B

o          50cm

SN48

】::彰ミ努編糸褐)1焼土

第200図  SK300土 坑 。SN47・ 48炉跡
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S N48炉跡 (第200図 )

赤25D区のⅧB-8mグ リッドに位置し、 S1150Bの埋土中で検出している。平面形は東西を長軸とする

不整な精円形を呈し、規模は39× 66cmを 測る。焼土は厚さが 7cmあ り、上が橙色、下が明赤褐色の 2層 に

分かれる。レベルが S1150Aの床面より30cm程度低い位置にあり、 S1150Aに付設した掘 り込みを伴う

炉の可能性もある。遺物は土師器の奏の破片が 3点出土している。 (亀 )

S N52炉跡 (第201図 、写真図版152)   _

F区赤25(A)区洞部北側の斜面上方、ⅧB-10fグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。検出時の平

面プランが不明瞭であったため、本遺構 と重複するS N61を合わせて 1つ の遺構と考え精査を開始したが、

掘 り上がりの形状及び底面焼土の広がりから、重複する 2つ の炉跡であることが判った。またこれらの新旧

関係は、平面形状において本遺構が S N61に 切 られてお り、 (新)S N61→本遺構 (十 日)と なる。斜面下方の

南東側は崩落により遺存 しないが、平面形は楕円形を呈するものと思われ、規模は開口部70cm以上 ×約

65cm、 底部60cm以上 ×約45cmが推測される。壁は鋭角的に立ち上が り、深さは斜面上方の北西側で約

35cmを 測る。埋土の詳細は不明である。底面は概ね平坦で、約50× 30cmの楕円状に明褐～橙色焼土が広が

り、厚さは最大厚約 5cmを測る。遺物は出上しなかった。

S N61炉跡 (第201図 、写真図版152)

F区赤25(A)区洞部北側の斜面上方、ⅧB-10fグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。検出時の状

況及び重複する遺構との新旧関係は上述のS N52に記述した通 りである。斜面下方の南東側は崩落により遺

存 しないが、平面形は楕円形を呈するものと思われ、規模は開口部80cm以上 ×約60cm、 底部65cm以上×

約50cmが推測される。壁は鋭角的に立ち上が り、深さは斜面上方の北西側で約30cmを 測る。埋土は上位の

浅黄色土と下位の炭化物を多 く含む黒色土に分層される。底面は概ね平坦で、径約25cmの 円状に橙色焼土

が広がる。壁面にも同様の焼土が見られるが、いずれも厚さは lcm未満の微弱な焼土である。

遺物は出土しなかった①

S N62炉跡 (第201図 )

F区赤25(A)区洞部中央の斜面中腹、ⅧB-10hグ リッドに位置する。本遺構はS X H16上 に構築され

ている。平面形は楕円形を呈し、規模は開田部約50× 40cm、 底部約30× 20cmを 測る。断面形は浅い皿状を

呈し、深さは約 5cmである。埋土は炭化物を多 く含む黒褐色土の単層である。底面は概ね平坦で、壁面に

おいて厚さ lcm未満の微弱な明褐色焼土が部分的に確認されたことにより、本遺構を炉跡と判断した。遺

物は出土しなかった。

S N63炉跡 (第201図 )

F区赤25(A)区洞部南側の斜面中腹、ⅧB-1l iグ リッドに位置し、検出面はⅣ層である。本遺構は雨

列によりその大半が失われているため、詳細は不明である。平面形は楕円形を呈するものと思われ、規模は

開回部約40× 20cm、 底部約30× 20cmが推測される。断面形は浅い皿状を呈し、深さは 3～ 4cm程である。

埋土は黒褐色上の単層である。底面はほぼ平坦である。壁面において厚さ lcm未満の微弱な暗赤褐色焼土

が確認されたことにより、本遺構を炉跡と判断した。遺物は出土しなかった。

S N64炉跡 (第201図 )

F区赤25(A)区 洞部中央の斜面中腹、ⅧB-10hグ リッドに位置する。本遺構はS X H16精査時に検出

したもので、その大半は掘削してしまったことにより残存 しない。平面形は楕円形を呈するものと思われ、

規模は開口部約65× 50cm、 底部約40× 20cmが推測される。断面形は皿状を呈 し、深さは約10cmを測る。
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第201図 SN52・ 61～66炉跡 。SD27溝跡

SD27
1.IllYR6/4(にぶい黄橙)しまり欠、粘性無

B  悧

BA ._370m

SN64
1 5YR5/6(明 赤褐)焼土
2,75YR5/6(明 褐)焼土

SN65
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埋土については不明である。底面には凹凸が見られる。底面及び壁面には明褐色及び明赤褐焼土が不整に広

がり、厚さは5cm前後を測る。遺物は出土しなかった。

S N65炉跡 (第201図 、遺物図版95、 写真図版152・ 283)

F区赤25(A)区洞部中央の斜面中腹、ⅧB-1l gグ リッドに位置する。本遺構はS X H16上 に構築され

ている。平面形は円形を呈し、規模は開口部径約50cm、 底部径約40cmを 測る。断面形は皿状を呈し、深さ

は 5cmを 測る。埋土は上位の黒褐色土と下位の黒色土に分層される。底面は概ね平坦である。底面中央に

は約20× 15cmの精円状に暗赤褐色焼土が広がるが、厚さは lcmに も満たない微弱なものである。

遺物は、砥石が底面 Slと して 1点 (胤131)、 鉄津が同じくRMlと して 1点出土した。 (小林)

S N66炉跡 (第201図 、遺物図版97・ 98、 写真図版152・ 284。 285。 320)

F区赤25B区洞状地形の南端、ⅧB-7aグ リッドに位置し、 S X 146の精査過程で検出したもので、本

遺構が古く、検出面はⅢ層上面である。谷側は一部崩落により消失し、北側はS X 146埋土として掘削した

ため全容は不明だが、残存部での平面形・規模は、長軸約170cm、 短軸約130cmの 略楕円形と推定され、壁

は外傾 して立ち上が り、壁高は約50cmを測る。埋土はⅢ層起源の炭化物混 じりの黒色系土の自然堆積で、

人頭大から拳大の石が数個出土した。底面は概ね平坦で、中央部山側で径約50cmの円形の火熱により厚さ

約5cmほ どの赤色変化が認められた。

遺物は埋土から要石 1点 (145)と S1120B。 150B出土の石と接合 した鉄砧石 1点 (146)、 鍛冶津類約

1.lkgが出土した。                                    1/1ヽ 山内)

S D27溝跡 (第201図、写真図版152)

赤25C区 のⅧB-5i・ jグ リッドに位置し、尾根頂部平坦面のⅥ層上面で検出している。走行方向はN―

65° 一Wで、東側をS K274土 坑によって切 られ西側は調査区外まで廷びているため全長は不明である。幅

は0.65～ 1.lmで調査区外 (西側)に近 くなるほど広がっている。断面形は浅い皿状を呈し、深さは 8cmを 測

る。埋土はにぶい責橙色± 1層で、明黄褐色土をブロック状に含んでいる。鍛冶滓が 1点埋土から出土して

おり、鍛造が行われていた当時の遺構 と思われるが、詳細は不明である。 (亀 )

4)G区の遺構 (赤26区・緑14区 )

G区は調査区の南東部に位置する区域で、D区の南端から一段高度を下げて北東方向に延びる枝尾根 (赤

26区)と 、この北側でF区 に挟まれる洞部 (緑 14区)である。赤26区は、赤22区から分岐する小さな枝尾根

であり、北東方向に向かって急激に高度を下げた部分で、緩やかな勾配のテラス状の尾根である。尾根頂部

の標高は約65～70mで、全長約40m、 幅約 6～ 8mと狭小である。なお、この尾根頂部は平坦部を形成して

いるが、この区域の遺構の残存状態から、後世において人工的に削平整地された可能性がある。尾根の両側

は急勾配となっており、北側は緑14区へと、南側は緑17区谷底へと至る。緑14区は、赤26区 と赤23区 の尾根

の間により形成された扇状を呈する洞部分で、全長約80m、 幅約25mを 測る。赤26区 同様、北東方向に高度

を下げ、緑17区谷部へと繋がるが、その標高は約70～55mで高低差約25mも の急斜面地となっている。

検出された遺構は、竪穴住居跡、工房跡、竪穴状遺構、土坑、焼土遺構などである。これらの分布及び立

地状況としては、赤26区 では竪穴住居跡 2棟、竪穴状遺構 2棟、土坑 5基、焼土遺構 1基が存在し、いずれ

も尾根上平坦部やその両側斜面の肩田部分に立地している。緑14区では竪穴住居跡 1棟、工房跡 1棟が存在

し、洞都中腹の急斜面地に立地している。
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S1177

A H_6811m

0                 2m

Si1 77 炉

S1177
1 2評4/3(オ リーブ褐)

しまりやや有、粘性有
2.25Y4/6(オ リーブ褐)

しまり 粘性やや有
3 25Y5/3(黄 褐)

しまり有、粘性やや有
4 25Y7/6(明 黄褐)

しまり・粘性欠
5 25Y5/4(黄 褐)

しまり。粘性有
6 26Y5/4(黄 褐)

しまり有、粘性やや有
7 25Y4/3(オ リープ褐)

しまり。粘性有
8 25Y3/2(黒 褐)

しまり・粘性有、炭化物少量
9 25Y5/6(黄 掲)

しまり・粘性欠
10 25Y4/4(オ リーブ褐)

しまり有、粘性やや有
H 25Y4/6(オ リープ掲)

しまり欠、粘性やや有
12.25Y3/3(暗 オリーブ褐 )

しまり 粘性有、災化物少量
13,25Y4れ (オ リーブ褐)

しまり 粘性有
14.25Y4/3(オ リーブ褐)

しまり有、粘性やや有
15,25Y3/3(暗 オリープ褐)

しまり 粘性有
16.25Y6/4(に ぶい黄)

しまり 粘性欠
17.25Y5/6(黄 褐)

しまり 粘性有
18.25Y2/1(黒 )

しまり,粘性やや有、炭化物中量
19 25Y3/3(暗 オリープ褐)

しまり'粘性やや有、壁溝
20 25Y3/2(黒 褐)

しまり・粘性有、貼床
21 25Y5/4(黄 褐)

しまり・粘性有、姑床

日
要
８
＝
ロ

〇
|

〇
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S1177カマ ド  。
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〇
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0       醐cl l

第202図 S1177竪穴住居跡

y駈
予甘5ざ島鍋

)歴 り 粘隣

0             50cm

S1177 カマ ド
1 10YR5/6(黄褐)し まり・粘性有
2 10YR3/3(暗 オリープ褐)しまりやや有、粘性有、

黄褐色土粒微量
3 25Y4/4(オ リープ褐)しまり有、粘性やや有
4.25Y4/6(オ リープ褐)しまり,粘性有
5 25Y4/3(オ リーブ掲)しまり有、粘性やや有
6.10YR6/6(明 黄褐)しまり有、粘性極めて有
7.26Y5/4(黄 褐)しまり有、粘性やや有
8 25Y4/4(オ リープ褐)しまりやや有、粘性有
9.25Y6/6(明 黄褐)しまりやや有、粘性有
10 25Y5/4(黄 褐)し まりやや有、粘性欠
H.25Yν 6(明黄褐)し まりやや有、粘性欠
12.25Y4/6(オ リープ褐)しまりやや有、粘性有
13.75YR5/8(明 褐)燃焼部焼土
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S1177竪穴住居跡 (第202図、写真図版153)

G区赤26区東部の尾根上平坦部、ⅧD-18q。 18r・ 19Q・ 19rグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。

本遺構とその周辺は、確認された遺構の遺存状態から、上面を何 らかによって削平された可能性があるため、

一部遺存状態が悪い。平面形は隅九方形を呈し、規模は一辺約 4mを測る。主軸方位はN-61° ―Eで、床

面積は12.5∬である。壁は東壁の大半は遺存 しないが、その他は鋭角的に立ち上が り、壁高は10～ 25cmを

測る。なお、西壁の中央部分は階段状に立ち上がっており、床面の壁溝も途切れることから、出入口であっ

た可能性が考えられる。埋土は19層 に細分され、最下層は多量の炭化物が混入する黒色土のみ廃棄されたも

のと思われるが、その他は主にオリーブ褐～黄褐色土で構成されており、自然堆積か人為堆積かは不明であ

る。床面は平坦で堅く締まり、貼床が主に壁沿いに施されている。床面施設として、柱穴 2基 と壁溝が部分

的に、また遺構北西側には炉跡も確認された。炉跡は約50× 35cmの楕円形を呈し、皿状に3cm程窪んでい

る。底面には最大厚約 5cmの橙色焼土が広がる。

カマ ドは東壁の中央に付設されている。袖部には芯材として自然石を利用しており、立位の状態で 5個検

出された。燃焼部はほぼ平坦で、径約40cm、 厚さ約 3～ 4cmの明褐色焼土が広がる。この北東側には袖部

同様、自然石が据えられており、支脚として使用されたものと思われる。煙道部は上面が削平されているた

め詳細は不明だが、立地的に掘 り込み式と思われ、長さ約120cmを測る。

遺物は、土師器の奏形土器片が中 1袋、須恵器の奏形土器片が 2点、川原石が 1点出上した。

SH 82・ SK145 S1182カ マ ド

a H‐673m         」上

―

3

3

S1182
1 25Y4洛 (オ リーブ褐)し まり有、粘性やや有
2 25Y4お (オ リープ褐)し まり有、粘性欠
3 25Y5れ (黄褐)しまりやや有、粘性欠
4 25Y4/4(オ リーブ褐)しまり有、粘性欠
5 25Y6/6(明 黄褐)し まり有、粘性無、貼床
SK145
6 25Y3/3(暗 オリーブ褐)しまり有、粘性欠

S1182 カマ ド
1 10YR6/6(明黄褐)しまり有、粘性極めて有

2 25Y4独 (オ リープ褐)し まり 粘性有、

支脚の抜 き取 り痕
3 5YR5/6(明 赤褐)燃焼部焼土

0                            2m
i

第203図  S1182竪穴住居跡 。SK145竪穴状遺構
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S1182竪穴住居跡、S K 145竪 穴状遺構 (第203図、遺物図版34、 写真図版153・ 232)

G区赤26区東部の尾根上平坦部、ⅧD-19q。 19r・ 20q。 20rグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。

S1177と 同様の状況により、一部遺存状態が悪い。検出時の状況から、当初は単独の竪穴住居跡と考え精

査を開始したが、埋土断面及び床面の状況から、 2棟の重複する遺構であることが判った。新旧関係はSI

182が S K 145を 切っていることから、 (新)S1182→ S K 145(1日 )である。

S1182は精査過程で、床面で炉跡と思われる焼土の広がりを検出したことから、当初は工房跡と考えた

が、遺構東狽Iの大半が遺存せず煙道部等は確認できないが、その位置的状況や抜き取 り痕の存在から、これ

をカマ ドの燃焼部と考え、竪穴住居跡と判断した。遺存部から、平面形は隅九方形を呈 し、規模は一辺約

2.8mが推測される。主軸方位は煙道部が確認できないため詳細は不明だが、およそ北東方向にあると思わ

れ、床面積は6.4∬ が遺存する。遺存する壁は鋭角的に立ち上が り、壁高は 5～20cmを 測る。埋土は 4層 に

細分され、斜面上方からの自然流入と思われる。床面は平坦で堅く締まり、貼床が大半に施されている。

カマ ドは東壁のやや南寄 りに付設されてお り、燃焼部のみ確認できる。燃焼部は径約50cmの円形を呈し、

皿状に窪んでいる。同様の規模に橙色焼土が広が り、厚さは 5cm前後を測る。この北側 。南側 。東側には

径10cm前後の小ピットが確認されたが、位置的に北側。南側のものは袖の芯材の抜き取 り痕、東側のものは

支脚の抜き取 り痕と思われる。

遺物は、埋土中から縄文土器片が 2点、土師器の奏形土器片が中 1袋、郭形土器が 1点 (396)、 鉄津が 1

点出土した。

S K 145は S1182にその大半を切 られているため詳細は不明だが、残存部より平面形は隅丸方形、規模

は一辺約2.7mが推測され、床面積は2.5だ が残存する。残存する壁は鋭角的に立ち上がり、壁高は約10cmを

測る。埋土は暗オリーブ褐色土の単層である。床面はほぼ平坦で締まりがある。遺構西壁のやや南寄 りにお

いて、径約20cm、 深さ約10cmの柱穴と思われるピットが確認された。遺物は出上しなかった。

S1186竪穴住居跡 (第204図、遺物図版34・ 58。 127、 写真図版154。 232・ 247・ 307)

G区緑14区北東側の洞部の急斜面、ⅧD-12o～ 13nグ リッドに位置し、検出面はⅢ層である。本遺構の

斜面下方の南東側は崩落により遺存しない。遺存する平面形は弧状を呈するが、おそらくIFJ丸 長方形であっ

たものと思われ、規模は長辺約8.5m、 短辺1.6m以上が推測される。長辺は等高線と平行し、床面積は4.9笛

以上が推測される。壁は遺存する北西壁は鋭角的に立ち上が り、壁高は約30～60cmを 測る。埋土は黒褐～

暗褐色土を基調とした単層で、Ⅲ層起源の自然流入土と思われる。床面はほぼ平坦で堅く締まり、貼床が遺

構中央部に施されている。

カマ ドは、当初は煙道部が確認されなかったため、地床炉を伴う工房跡と考えたが、本遺跡内で煙道部を

伴わないカマ ドが存在しており、本遺構 もこれに当たるものと判断した。カマ ドは斜面上方の】ヒ西壁のほぼ

中央に付設されている。袖部は自然石を立位の状態で芯材として使用しており、壁側のものが遺存している。

天丼部にも同じく自然石を梨構に用いており、これらの内面は被熱の痕跡が著しいことから、全体としては

コの字状に外面にのみ粘土を貼 り付けて構築していたものと思われる。また、壁際にも自然石が立位状態で

据えられていることから、煙道施設を伴わないものと考えられる。燃焼部はほぼ平坦で、約70× 50cmの不

整な橙色焼土が広がる。この北西側には土製支脚 (支脚 4・ 5)が 2本並んで据えられている。

遺物は、土器は全体で土師器の奏形土器片が大 1袋、杯形土器片が 1点出土している。主なものとして、

土師器の奏形土器は、カマ ド内出土のRP19。 20。 21が接合した397、 同じくカマ ド出上のRP12の 399、 床面

出土のRP 3・ 4が接合 した (398)、 同じく床面出上の (400)、 須恵器の大奏の破片として、床面RP 2の (401)

-364-



S1186

o                 2m

S1186カマ ド

A H_6■
5m

E H=681m

0            50cm

第204図 S1186竪穴住居跡

S1186
1.10YR3/2～ 3/3(黒 褐～暗褐)し まり欠、粘性有
2 26Y3浴 (暗オリープ褐)し まり'粘性やや有、貼床

S1186 カマ ド
1 10YR2/3(黒褐)し まりやや有、粘性有
2.10YR3/4(暗 褐)し まりやや有、粘性有
3 75YR4/4(褐 )し まりやや有、粘性有
4.25Y6/6(明 黄褐)し まり有、粘強極めて

5.25Y3/2(黒 褐)し まり欠、粘性有、
焼土粒微量

6.10YR2/3(黒褐)しまりやや有、粘性有
7 25Y3/3(暗 オリープ褐)し まり・粘性有、

崩落構築土
8 10YR4/4(掲 )しまり欠、粘性有、

支脚の堀 り方埋土
9 25Y3/3(暗 オリーブ褐)し まり・粘性有、

芯材の堀 り方埋土
10 5YR6/8(橙 )燃焼部焼土
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などがある。その他、土製支脚が上記のカマ ド内に遺存 していた 2点 (9・ 11)の 他に支脚 1(10)。 2

(8)・ 3と して床面から3点、鉄鏃が床面RMl(157)と して 1点出土した。

S X 185工 房跡 (第205図、写真図版154)

G区緑14区北東側の洞部の急斜面、ⅧD-12o。 12pグ リッドに位置し、検出面はⅢ層及びⅥ層である。

本遺構の斜面下方の東側は崩落により遺存しない。本遺構南側には円形の上坑状に張 り出す施設が付属して

いる。本体部の平面形は遺存部から隅丸長方形、規模は長辺約3.6m、 短辺2.lm以 上が推測される。張 り出

し部の平面形は略円形を呈し、規模は径約100cmを 測る。床面積は2.7∬が遺存する。壁は斜面上方の西壁

では崩落のため、緩やかに立ち上がるが、張 り出し部の南側では鋭角的に立ち上がる。壁高は西壁で約

110cm、 南・北壁で約30cmを測る。また西壁の床面よリー段高い位置には、壁溝状の掘 り込みが確認され

た。埋土は 7層 に細分されるが、いずれもⅢ層及びⅥ層起源の混合土で、斜面上方から自然流入したものと

思われる。床面はほぼ平坦で堅く締まる。床面施設として、張 り出し部のほぼ中央に炉跡が確認された。径

約40cmの 円形を呈し、皿状に浅く窪み、径約50cmの 円状に明褐焼土が広がる。

遺物は、土師器の奏形土器片が小 1袋出土したのみである。

S K 149竪 穴状遺構、 S K329・ 330・ 335土坑 (第205図、写真図版155)

G区赤26区西部の尾根上平坦部、ⅧD-16s～ 17tグ リッドに位置し、検出面はV層及びⅥ層である。検

出時の状況は、不整形に広がる暗オリーブ褐色上の広が りと土坑数基のプランが重複するものと認識した。

全容が全 く不明であったため、認識できる土坑と共通の断面ベル トを設定し掘 り下げを行った。結果、土坑

3基 と竪穴形状の一辺のみ遺存する遺構が確認された。しかし、その内の 1基は平面形状から柱穴 (Pl)

と判断した。また土坑 2基 (S K329'330)についても、当初は竪穴形状の遺構 (S K 149)よ りも新 しい

ものと考えたが、埋土断面を観察した結果、これより旧いことが判明した。これにより、上記の P llよ SK
149に伴う柱穴である可能性が考えられる。またPlと S K329の 間には、これらと平面形を異にするプラ

ンが確認でき、掘 り上がりの形状からこれらに大半を切られる土坑 (S K335)と 判断した。よって、これら

すべての新旧関係は、(新)S K 149→ S K329。 330→ S K335(旧 )と なる。以下、新しい遺構順に記載する。

SK 149は 、以上のような検出状況及び遺存部分が少ないため、詳細は不明である。僅かに残る西壁や

貼床範囲から、3.8× 0,9m以上の規模が推測され、床面積は3.0だ が遺存する。壁は緩やかに立ち上が り、壁

高は約10cmを測る。埋土は暗オリーブ褐色上の単層である。床面は平坦で、貼床が南側に施されている。

Plは径約30cm、 深さ約65cmを 測 り、開口部は抜き取 りのため径約50～ 60cmに 開ける。

遺物はPl埋土から土師器の奏形土器片が 3点出土した。

S K329の平面形は略長方形を呈し、規模は開田部約120× 95cm、 底部約95× 75cmを 測る。長軸方向はお

よそ北西一南東方向にあり、等高線に平行する。壁はほぼ直角に立ち上が り、深さは約75cmを測る。埋土

は 6層に細分されるが、上～中位の暗オリーブ褐色土系、下位の明黄褐色土に大別される。各層位の状況か

ら、人為的に埋め戻されたものと思われる。底面は概ね平坦である。

遺物は埋土中より、土師器の奏形土器片が数点と郭形土器片が 1点出土した。

S K330の平面形は略長方形を呈し、規模は開口部約120× 90cm、 底部約95× 70cmを 測る。長軸方向はお

よそ北西―南東方向にあり、等高線に平行する。壁はほぼ直角に立ち上が り、深さは約60cmを測る。埋土

は上位の暗オリーブ褐色土と下位の明黄褐色土の 2層 に分別される。下位層には黄褐色土がブロック状に混

入することから、人為的に埋め戻された可能性が考えられる。底面は平坦である。遺物は土師器の甕形土器

片が数点出土した。以上のように S K329。 330は、規模や形態等類似する点が多 く、その位置関係も並列し
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o                          2m

SX【嬌
1.10YR2/2(黒褐)しまりやや有、粘性無
2.25Y74(オ リーブ褐)し まり欠、粘性無
3.25Y7/4(浅 黄)し まり欠、粘性無
4.25Y3/3(暗 オリープ褐)し まり欠、粘性無
5.25Y3/1(黒 褐)し まり有、粘性無、
6 25Y3/2(黒 褐)し まりやや有、粘性欠
7 25Y3//3(暗 オリープ褐)し まり有、粘,生無、

壁溝

SX185 炉
1.25Y2/3(黒 褐)しまり・粘性有、炭化物微量
2 75YR5/8(明 褐)焼土

A
一

H=∞ lm

C―
H‐6911m

―ニーH=690m

1 25Y4/4(オ リーブ褐)しまり 粘性やや有
2 25Y3/3(暗 オリープtFJ)し まり欠、粘性やや有
3.25Y6/6(明 黄褐)しまり欠、粘性無

SK329
1.25Y3/3(暗 オリープ褐)しまり'粘性有
2.25Y4/3(オ リープ褐)し まり・粘性有
3.10YR3/3(暗 褐)し まりやや有、粘性有
4.25Y3/3(暗 オリープ褐)しまりやや有、粘性有
5,25Y6/6(明 黄褐)し まりやや有、粘性有
6.25Y7/6(明 黄褐)し まり有、粘性欠

SK149
1 25Y3/2(黒 褐)しまり'粘性有

SK330
2.25Y3/3(暗 オリーブ掲)しまり '粘性有
3 10YR6/6(明 黄褐)しまり有、粘性やや有、

黄褐色土プロック中量混入
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第205図 S�85工房跡 。SK149竪穴状遺構 。SK329・ 330・ 335土坑
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0          511cm

SN76
1 75YR5/6(明 褐)焼土

SK326
1.25恥 /3(暗 オリーブ褐)し まり有、粘性やや有
2 宏可3/2(黒褐)只層
3.25Y3/3(暗 オリーブ褐)し まり,粘性有
4.25Y4/6(オ リープ褐)し まり有、粘性欠
5.25Y4/4(オ リープ褐)し まり有、粘性欠
6.25Y3/3(暗 オリープ禍)しまり極めて有、粘性欠
7 あ Y3/2(黒褐)し まり有、粘性極めて有
8.25Y4/3(オ リープ掲)し まり有、粘性欠
9 25Y3/3(暗 オリーブ褐)し まり有、粘性欠
10 25Y4/4(オ リーブ褐)し まり有、粘性欠
11.25Y6/6(明 黄褐)し まりやや有、粘性欠
1225Y4/4(オ リープ褐)し まりやや有、粘性欠
13.26Y5/6(黄 褐)し まりやや有、粘性無
ユ425Y3/3(暗 オリープ褐)し まりやや有、粘性欠
15,25Y4/4(オ リープ褐)し まり極めて有、粘性欠
16 2.5Y3/3(暗 オリープ褐)し まり極めて有、粘性欠
17.25Y3/3(暗 オリープ褐)し まり有、粘性欠
1825Y4/3(オ リープ褐)し まり有、粘性欠
19.25Y4/4(オ リープ褐)し まりやや有、粘性欠
20 25Y6/6(明 黄褐)し まり欠、粘性やや有
21.25Y3/2(黒 褐)し まり ,粘性やや有
22,25Y3/3(暗オリープ褐)しまり有、粘性欠

B

SN76

A

B

弔206図  SK325・ 326土坑 P SN76焼 土遺構
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て確認された。また、両遺構とも人為的堆積の様相を呈することから、墓娠の可能性も考えられる。

S K335は上述の通 り、 Plと S K329に よってその大半を切 られ、また S K 149に も上半部は切られてい

たものと思われ、詳細は不明である。残存部から、平面形は円形を呈 し、規模は開口部径約70cm、 底部径

約50cmが推測される。断面形は皿状を呈し、深さは約10cmが残存する。埋土等は不明である。

遺物は出土しなかった。

S K325土坑 (第206図、写真図版155)

G区赤26区東部の南側斜面へと繋がる肩日、ⅧD-19r。 19sグ リッドに位置 し、検出面はⅥ層である。

平面形は円形を呈 し、規模は開口部径約100～ 110cmを 測 り、底部径 も同様である。壁はほぼ直角に立ち上

が り、東側ではやや外傾、西側ではやや内傾する。深さは斜面上方の西側で約65cm、 斜面下方の東側で約

40cmを測る。埋土は調査員の指示が至らなかったため、記録することができなかったが、全体がⅥ層起源

のマサ土で覆われてお り、ほぼ単層に近い状況の人為堆積であったと思われる。底面は平坦で堅く締まる。

遺物は出上しなかった。

S K326土坑 (第206図、写真図版155・ 325)

G区赤26区東部の北側斜面へと繋がる肩回、ⅧD-20qグ リッド杭を囲むように位置し、検出面はⅥ層で

ある。検出時において既に貝片が確認でき、貝層の存在を意識して精査に臨んだが、遺構中央に大きな木根

が存在しており、これにより大部分が撹乱されており、精査は難航を窮めた。平面形は楕円形を呈し、規模

は開口部約165× 150cm、 底部約140× 110cmを 測る。長軸方向は北東京―南西西方向にあり、等高線に平行

する。壁は鋭角的に立ち上が り、上部はやや外反する。深さは斜面上方の南側で最大約110cmを測るが、斜

面下方に向かうに従って減少する。埋土は22層 に細分されるが、各層位や貝層を含むことからも人為的に埋

め戻されたものと判断できる。貝層は上位 (2層 )に形成されてお り、規模は約80× 50cm、 層厚は約15cm

を測る。上記の通 り、木根により撹乱されているため詳細は不明だが、主にイガイ科の一種で構成されてい

る。詳細については、第二分冊を参照して頂きたい。底面は平坦で堅 く締まる。

遺物は上記の貝類の他、埋土中より土師器の奏形土器片が 3点出上したのみである。なお、貝層中より炭

化材が出上したが、鑑定の結果、クリであることが判った。

S N76焼土遺構 (第206図 )

G区赤26区 中央部の尾根上平坦部、ⅧD-17rグ リッドに位置し、検出面はV層 である。平面形は不整形

で、規模は約30× 15cmを 測る。厚さは約 3～ 4cm程で、明褐色を帯びている。出土遺物はない。  1/1ヽ 林)

5)H区の遺構 (赤27区・緑13・ 17区 )

H区は調査区の北東部に位置する区域で、F区の中央から北東方向に廷びる枝尾根 (赤27区 )と 、この西

側で赤25区 に挟まれる谷部 (緑13区 )、 東側で赤28区に挟まれる谷部 (緑17区)を含む範囲である。中心部分

となる赤27区は、赤23区の中央から分岐する比較的大きな枝尾根であり、北東方向に向かって概ね高度を下

げ、いくつかの段地形を形成する。この地形概況と検出時の遺構のまとまりから、調査の進行上、便宜的に

赤27(A)～ (E)区の 5つ に区分けした。赤23区から一旦急激に高度を下げ、小さな洞を形成し、緑17区ヘ

と繋がる斜面部を赤27(D・ E)区 とした。この中腹から繋がる狭小な尾根上部分は馬の背状を呈 してお り、

南側から、腰部分を赤27(C)区、腰から緩やかに一段下がつた背部分を赤27(B)区、これよリー段上がっ

た肩部分を赤27(A)区 とした。なお、赤27(D・ E)区はこの地域を 2カ 年に渡って調査したため、便宜上、

上位の平成13年度調査時区域を赤27(D)区 、下位の平成14年度調査時区域を赤27(E)区 とした。標高は洞

-369-



部の赤27(D・ E)区で約68～43m、 尾根頂部は赤27(C)区で約50m、 赤27(B)区 で約45m、 赤27(A)区

で約47～ 43mで ある。また、赤27(B)区尾根頂部の北側から中央にかけての一部は約15× 5mの広さで平坦

部を形成 してお り、状況的に人工的に削平整地されたものと思われる。尾根の両側は急勾配となってお り、

西側は緑13区へと、東側は緑17区へ と繋がるが、赤27(A・ B)区の東側斜面の中腹から下方辺 りは僅かに

緩やかになっている。緑13区 は、F区幹尾根と赤27区 の 2本の尾根の分岐によりV字状に形成された谷部分

である。尾根から繋がる南側は急傾斜 となっているが、その後徐々に緩やかな傾斜で北東方向に開ける。谷

底の広さは南西一北東長約200m、 北西一南東幅約 5～ 15mで、標高は30mを下回る低位であり、調査区北

東側は現況でも谷地となっている。緑17区 は、F区の南側調査区外に延びる幹尾根 とこれより分岐する枝尾

根 (赤28区)に より形成された大きな谷部分で、その内、赤27区 と赤28区 に挟まれた部分に当たる。調査区

内はS字状にやや蛇行し、緩やかな傾斜で北東方向に開ける。谷底の広さは南西 ―北東長約150m、 北西一

南東幅約 5～20mで、緑13区 同様、標高は30mを下回り、北東側は現況でも谷地となっている。基本層序は

概ね他の地域と同じ層序を成すが、赤27(D・ E)区 の洞部の上方から中腹の検出面は、褐色土より暗めの暗

褐色土となっており、洞部を形成することにより混入した土層と考えられるが、Ⅳ層に対応するものと思わ

れる。

検出された遺構は赤27区 からのみである。緑13。 17区 は幅 3m程の谷底から両側斜面裾までかかる長さの

トレンチを20m程の間隔であけて調査 した (緑13区 :13本、緑17区 :9本)が、遺構は検出されず、緑13区

中央部の トレンチからのみ、西側の赤25区から流れ込んだと思われる鉄津等が出土 した。赤27区 の主な遺構

は、竪穴住居跡36棟、工房跡 6棟、竪穴状遺構 4棟、鉄生産関連炉跡 4基、炭窯 5基、土坑13基、炉跡 4基、

焼土遺構 2基、掘立柱建物跡 1棟、陥し穴 1基、掘削廃土場 1カ所などである。分布の状況は、尾根頂部と

両側斜面肩口部分に集中しており、緑17区へと繁がる東側急斜面の中腹にも数基存在する。また洞部斜面上

にも多 くの遺構が立地してお り、斜面上方から中腹にかけては鉄生産関連炉を伴った竪穴住居跡が集中して

いる。 (小林 )

S165竪穴住居跡、S X W68鉄生産関連炉跡

(第 207・ 208図 、遺物図版39'72・ 73・ 102・ 103・ 127、 写真図版156・ 236・ 258・ 259・ 265。 288・ 289'307・ 321・ 322)

H区赤27(D)区洞部の斜面上方、ⅧC-15j。 15k・ 16j・ 16kグ リッドに位置 し、検出面はⅣ層である。

平面形は隅丸長方形を呈し、規模は長辺約4.5m、 短辺約3.3mで ある。主軸方位はW-36° 一Sで、床面積

は11.0だ である。壁は鋭角的に立ち上がるが、斜面上方西・北壁の上半部は崩落によりかなり外反する。壁

高は山側西壁で約85cm、 北壁で約70cm、 南壁で約40cm、 東壁で約25cmと 斜面下方の東方向に進むに従い

減少する。埋土は19層 に細分されるが、上位に褐色土、中位に黒褐色土、壁際に明黄褐色土、下位に褐色土

と大別できる自然堆積である。床面は西側は概ね平坦であるが、それ以外はⅥ層の岩質のため凹凸がある。

カマ ドは山側の西壁のやや南寄 りに付設されている。遺存状態は本良で、燃焼部のみ確認できる。燃焼部

も岩質のため凹凸が著しく、径約40～45cmの歪な円状ににぶい橙色焼土が広がる。煙道部は到 り貫き式で、

長さ約110cm、 径約40cmで、先端に向かって下 り勾配である。煙出部は径約25～ 30cm、 深さ約140cmで、

垂直に掘 り込まれている。

本遺構床面において、鉄生産に関わる遺物が多数出土し、また遺構中央から鍛造剥片が検出されたことか

ら、鉄生産関連施設の存在を想定 して精査を進めた。その結果、遺構のほぼ中央に残存する鉄砧石 (S7)

とその東側にS XW68が確認された。

S X W68の平面形は円形を呈 し、規模は径約30cmである。断面形は皿状を呈 し、深さは約10cmを 測る。
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o             50cm

S165
1 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり 粘性やや有
2 10YR4/4(褐 )しまり 粘性やや有
3 10YR4/4(禍 )しまり有、粘性やや有、

潮 盤 千忌描Fを言 り搬 私 焼土粒・炭化物妊

5.10Yお/6(黄褐)し まり 粘性声
6.10YR5/8(黄 褐)し まり'粘性有

な:器 騒 鷹 縁 しまη蔀 徴 離 獄 留 賜 纏
9 10YR4/4(褐 )し まりやや有、粘性有
10 10YR3/3(暗 褐)し まり欠、粘性有
11 10YR4//4(褐 )しまり 粘性有
12 10YR3/3(暗 褐)し まりやや有、粘性有、庚化物微量

13.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり欠、粘性有
14.10YR3/4(暗 褐)し まり・粘性有、炭化物微量

15.10YR7/6(明 黄褐)し まり極めて有、粘性無

16.10YR6/6(明 黄褐)し まり有、粘性極めて有
17.10Yψ6(褐 )しまりやや有、粘性極めて有

18 10YRν 8(明 黄褐)し まり・粘性極めて有
19,10YR4/4(褐 )し まり極めて有、粘性有、焼土粒微量

S165 カマ ド
1 10YR3/3(暗 褐)し まり欠、粘性有
2.25YR6/6(明 黄褐)し まり欠、粘性無、

煙道部天丼崩落土
3.10YR5/8(黄 褐)し まり久、粘性有
4 10YRプ 4(暗褐)し まり 粘性有
5 10YR6/6(明 黄褐)し まり'粘性極めて有、天丼構築土

6 10YR3れ (暗褐)し まりやや有、粘性有
7 10YR5/8(黄 褐)し まり・粘性欠
8 10YR6/6(明 黄褐)し まり有、粘性極めて有

盈術も話姥甲繋諮)習介継 て有、琳構築土
む籍髯尋鰯

)とすサア砕憩鑽炭働纏
泳駄項房費評留P農島勧製鞠性有、雌塊
ほ:経長:据 悽瓢慶η無雑罐緩客
監器岳溌癌押と鋪擦署魏纏攣臨 量
n耀

翌鷺ぐ災亮易歩量
まり欠粘性や穂

9&:辮‰擢譲ψ鵠基鮪
粘性有

第207図 Si65竪穴住居跡 。SXW68鉄生産関連炉跡 (1)
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埋土は黒褐色土と黒色土に分別される。底面は非常に堅 く締まり、中央に赤褐・橙色の酸化焼上、北側に青

灰色の還元焼土が広がっている。その西側には径約40cmの鉄砧石が遺存 してお り、その直下にはこれを設

置するための掘 り方が確認できる。掘 り方の平面形は円形で、規模は径約40cmで ある。断面形は皿状を呈

し、深さは約 3～ 5cm程である。この埋土上面において鍛造剥片が確認でき、また遺存する鉄砧石の表裏

両面の中央に敲打痕及び被熟痕跡が認められることから、幾度もこれを使用 したことが窺える。また、床面

の凹凸が著しいため確認はできなかったが、 S XW68の 還元部の位置から、炉の北側に羽日が取 り付いてい

たと推測される。以上により、本遺構は鍛錬鍛冶炉を伴う竪穴住居跡であると判断される。

遺物は、土器は土師器の奏形土器が大半で約20点出土した。主なものとして、床面出土のRP lの (461)、

同じくRP 3・ 4・ 5'6・ 7・ 8。 13が接合 した (461)、 埋土中出上の (462・ 463)な どがある。また石製品とし

て、床面より前述の鉄砧石 (S7)が 1点 (190)、 要石 (S4・ 5)が 2点 (188。 189)、 敲・磨石 (S3)が 1

点 (187)が出土している。この他、羽口が埋上下位より1点 (148)、 北東部床面 (羽 口 1・ 2'3)か ら3点

(146。 147。 149)、 刀子が南西部床面 (RMl)と検出面からそれぞれ 1点 (171・ 172)、 鉄津が埋土中及び炉

内から中量と鍛造剥片が炉内及び周辺から少量出土している。

SXW68

Cll
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/   SXW68

渇
∞め＝要
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―
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A
一

 H=弱7m

0          50clll

B

SXW68
1.10YR2/2(黒褐)し まり欠、粘性有
2 10YR2/1(黒)し まり欠、粘性極めて有、

旋化物少量
3.5G2/1(緑黒)還元焼土
4,75YR7/6(橙 )酸化焼土
5,10YR3/2(黒褐)しまり極めて有、粘性有

上面に鍛造剥片多量

第208図 S165竪穴住居跡 。SXW68鉄生産関連炉跡 (2)
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S166竪穴住居跡 (第209図 、遺物図版39・ 103、 写真図版157・ 236。 289)

H区赤27(D)区洞部の斜面中腹、ⅧC-17i。 17j。 18i。 18jグ リッドに位置し、検出面はⅣ層である。

本遺構は急斜面に位置するため、斜面上方には崩落部が広が り、斜面下方の東側は遺存しない。遺存部より

平面形は隅丸方形を呈すると思われ、規模は西壁よリー辺約3.8m前後が推測される。主軸方位はS-70° ―

Wで、床面積は9.3だ である。壁はほぼ直角に立ち上が り、上半部は崩落により外傾する。壁高は斜面上方

の西壁で最大の約115cmを測るが、その他の壁は東方向に進むに従い減少する。埋土は12層 に細分され、黒

褐～暗褐色土を基本とする斜面上方から流入した自然堆積である。床面はほぼ平坦で堅く締まり、貼床が中

央部を横断するように施されている。床面施設として、遺構南西隅に土坑Klが張 り出して構築されている。

平面形・規模は約80× 60cmの楕円形を呈する。床面からの深さは約 5cmを 測 り、西側の断面形は袋状とな

る。カマ ド近くに位置することから、貯蔵施設であった可能性が考えられる。また、遺構北東側には地床炉

が確認された。にぶい橙色を帯び、約30× 20cmの楕円状に広がっているが、厚さは数mm程度の微弱な被

熱範囲であった。

カマ ドは西壁のやや南寄 りに付設されてお り、検出時の状況は自然石が数個散在 していた。精査の結果、

袖部の芯材として自然石 2個が立位の状態で遺存 していることから、それらも同様に用いられたものと思わ

れる。燃焼部は明確な窪みはなく、径約40cm、 厚さ約 5～ 6cmの にぶい赤褐色焼土が広がる。その西方向

には羽口が立位の状態で遺存しており、支脚として使用された可能性が高いが、燃焼部との位置関係から原

位置は留めていないものと思われる。煙道部は到 り貫き式で、奥行約110cm、 径約35cmで、上 り勾配で先

端へと向かう。煙出部は径約35cm、 深さ約110cmで垂直に掘 り込まれている。

遺物は、土師器の発形土器片が約10点出土し、その内、埋土出土の破片とS168埋土上位出土の破片が接

合 した (465)、 埋土下位出土の (464)な どがある。その他、埋土中から磨石 1点 (191)、 カマ ドから前述の

羽口が 1点 (150)と 埋土下位から破片が数点、鉄津が埋土中及び床面から少量出土した。

S167竪穴住居跡、S X W37鉄 生産関連炉跡

(第210図 、遺物図版39。 74。 128、 写真図版158・ 236・ 259。 265。 307・ 322)

H区赤27(D)区洞部から南東側の張 り出し部、ⅧC-17m。 18mグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。

検出時の状況はにぶい黄色～オリーブ4B色上の不整形なプランであった。精査過程で斜面下方側の東壁が崩

落により遺存しないため、歪なプランを成していたことが判明したが、そのため当初設定した断面ベル トは

正軸に掛かっておらず、空断面でこれを補った。遺存する貼床範囲から、平面形は隅丸方形を呈し、規模は

一辺約4.2mと 推測される。主軸方位はN-15° 一Eで、床面積は11.1∬ 以上が推測される。遺存する壁は三

方とも鋭角的に立ち上が り、壁高は山側の西壁で約90cmを測 り、その他は東方向に進むに従い減少する。

埋土は14層 に細分されるが、各層位の状況から人為的に埋め戻されたものと判断される。床面はほぼ平坦で

堅く締まり、貼床が東側に施されている。床面施設として、南西・南東側において径約30cmの柱穴を検出し

た。また、西側において土坑Klが確認された。KHま径約50cmの円形を呈す。断面形は椀形で、深さは約

10cmである。埋土中には鉄淳が混入しており、この西側に位置するS X W37に 関連して廃棄されたものと

思われる。

カマ ドは北壁のほぼ中央に付設されている。本体部のほとんどは遺存せず、燃焼部焼土のみ確認できる。

燃焼部焼土は橙色を帯び、径約30cmの 円形に広がるが、厚さは lcmに も満たない。煙道部は到 り貫き式で、

奥行約90cm、 径約30cmで先端に向かって下 り勾配である。煙出部は径約30cm、 深さ約55cmで垂直に掘 り

込まれている。
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S166
1 10YR2/3(黒褐)し まりやや有、粘性有、

炭化物微量
2 10YR3/2(黒 褐)しまり・粘性有、炭化物中量
3.10YR3浴 (暗褐)し まりやや有、粘性有
4 10YR3/4(暗 褐)し まり,粘性有
5.10YR2/3(黒褐)しまりやや有、粘性有
6 10YR4れ (褐)しまり欠、粘性極めて有
7.10Y恥/8(黄褐)し まり欠、粘性有
8 10YR4/3(に ぶい黄褐)しまり欠、粘性極めて有
9,10YR3ρ (黒褐)し まりやや有、粘性極めて有
10 10YR5/6(黄 褐)しまり有、粘性極めて有
11 10Y鬱 ワ (黒褐)し まり 粘性有
12,10YRν 4(にぶい黄褐)し まり有、粘性極めて有
13.10YR7/6(明 黄褐)し まり・粘性やや有、貼床

S166 カマ ド
1.10YR7/6(明黄褐)し まり 粘性極めて有
2.10YR8//6(責橙)し まり'粘性極めて有
3.10YR3/3(暗褐)し まり・粘性有、焼土粒少量
4.10YR4/6(褐 )しまりやや有、粘性極めて有
5.10YR5/6(黄 褐)し まりやや有、粘性有
6 75YR4/4(掲 )しまり 粘性有、炭化物中量
7.10YRレ名 (責褐)し まり'粘性やや有
8.10YRγ 3(暗褐)し まり 粘性有、

焼土粒・炭化物少量
9,10YR3/4(暗褐)し まりやや有、粘性有、

芯材の掘 り込み
10.5YR4/4(に ぶい赤褐)燃焼部焼土
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第209図 S166竪 穴住居跡
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S167 カマ ド
1.25Y74(オ リープ褐)

しまり極めて有、粘性無
2.25Yν4(黄褐 )

しまり有、粘性無
3.10YR6/6(明 黄褐)

しまり 粘性有、天丼部崩落土
4,10YRν 6(黄褐)

しまり極めて有、粘性有、崩落穂築土
5,25Y4/4(オ リープ褐)

しまり欠、粘性やや有
6.25Y4/3(オ リーブ褐)

しまり欠、粘性やや有
7.10Y随/6(褐 )

しまり有、粘権極めて有
8,10YRν 8(黄褐)

しまり・粘性有、焼土粒微量
9 25Y3/3(暗 オリープ褐)

しまり・粘性有
10 10YR4/4(褐 )

しまり極めて有、粘性やや有、焼土粒微量
11 10YR3/4(暗 褐)

しまり有、粘性やや有、焼土泣 炭化物中量
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S167
1 25Y6/4(1こ ぶい黄)しまり有、粘性無
2 星5Y4/3(オ リープ褐)しまり有、粘性やや有
3 10YR3/2(黒 褐)しまり 粘性有
4 25Y3/3(暗 オリーブ褐)し まり有、粘性やや有
5.25Y3//3(暗 オリープ褐)し まり有、粘性無、
6 25Y7/4(浅 黄)しまり欠、粘性無
7.25Y5/4(黄 褐)しまり欠、粘性やや有
8 25Y73(オ リープ褐)しまり有、粘性やや有、

焼土粒・炭化物少量
9 25Y74(オ リーブ褐)しまり有、粘性無
10.25Y4/3(オ リーブ褐)しまり有、粘性無、

焼土粒・炭化物・小鉄塊少量
11 25Y3/3(暗 オリーブ褐)し まり有、粘性無、

上位に黒褐色土混入
12 25Y7/4(浅責)しまり有、粘性無
13.25Y4/6(オ リープ褐)しまり有、粘性やや有
14 25Y7/6(明 責褐)し まりやや有、粘性無
15 10YR5/8(黄 褐)しまり極めて有、粘性有、

SXW37崩 落構築土
16 25Y6/4(に ぶい黄)し まり有、粘性欠、姑床

C H‐
53Юm

SXヽ氏「37
1 75YR4お (褐)しまり極めて有、粘性有、構築土プロック
2 25Y3/3(暗 オリーブ褐)し まり有、粘性無
3.25Y3/2(黒 褐)し まりやや有、粘性有
4 ■5YR6//8(橙)しまり有、粘性無、倒壊した炉璧
5 7評R6/8(橙 )しまり有、粘性無、倒壊した炉壁
6.10YR4/6(褐 )しまりやや有、粘性有、炉壁ブロック
7 5Y2/2(オ リープ黒)しまり極めて有、粘性無、炉壁プロック
8.5Y6/4(オ リーブ黄)し まり極めて有、粘性無、炉壁ブロック
9 ■5YR5/8(明 褐)しまり極めて有、粘性無、炉壁ブロック
10.10YR4/6(褐 )しまり極めて有、粘性有、焼土プロック中量
■ 25Y73(オ リープ褐)し まり欠、粘性無
12 25Y5/4(黄 褐)し まり有、粘性欠
13.10YR5/6(黄 褐)し まり,粘

t■■めて有
14 25Y3/1(黒 褐)し まり有、粘性無、ガヽ鉄津多量
15.25Y2/1(黒 )しまり有、粘性やや有、小鉄津多量
16 10YR5/6(黄 褐)し まり・粘性極めて有、焼土粒・炭化物少量
17 10YR2/1(黒 )しまり'粘性有、還元焼土
18 5Y6/4(オ リープ黄)炉壁 (還元)

19 75YRν8(明褐)炉魅 (酸化)

20 5Y6/4(オ リープ黄)炉壁 (還元)

21 25Y8/3(淡 黄)炉璧 (酸化)

22 5YR5/6(明 赤褐)被熱部分

SXW37

0             50cm

第210図 S167竪穴住居跡・SXW37鉄生産関連炉跡

A ._523m
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S X W37は住居中央からやや北側に位置する。検出時の状況において、周辺から小鍛冶津と褐色構築土

ブロックが多量に出上し、また床面にリング状に広がる炉壁と連結して、東方に楕円形をした褐色土プラン

を検出した。よって鉄生産関連炉とその付属施設を想定して精査を進めた。結果、 S XW37と その掻き出し

場に当たる前庭部であると判断した。規模・平面形は S XW371ま径約45cmの円形、前庭部は約70× 45～

60cmの略精円形を呈する。 S XW37に 遺存する炉壁は馬蹄形を呈し、前庭部と通じる湯田部分で開日して

いる。壁は炉壁が遺存する部分ではほぼ直角に立ち上が り、深さは約15～20cmである。前庭部は皿状を呈

し、深さは約10cmである。埋土は全体で16層 に細分される。 S X W37側 の上位層は炉壁を構築していた褐

色土ブロック及び自然流入した黒褐色土系である。 4・ 5層 は西側を構成していた炉壁が倒壊して流入した

ものと思われる。 6～ 9層 は湯田部分と思われ、埋没過程でこれの上部に構築されていた炉壁が真下に崩落

したものと考えられる。前庭部の上位に堆積する10～ 13層 は人為堆積の掲～黄褐色土である。その下層の

14・ 15層 は、炉から前庭部へと続 く一連の黒～黒褐色土層で小鍛冶津を多量に含むことから、操業当時に堆

積した不純物が残存した層と考えられる。17層 は締まりのある黒色土であることから弱い還元化層と考えら

れ、17層 上面を以て底面と捉えることができる。炉の形態及び出土した鉄滓の分析結果から、本遺構は精錬

鍛冶炉である可能性が高い。

遺物は、土器は土師器の奏形土器片 8点、須恵器の奏形土器片 2点、羽日は破片 7点出土した。主なも

のとして、須恵器は床面出土の奏形土器片のRP l(466)、 羽日はS XW37周 辺の崩落構築土上出土の羽口 1

(151)及 びS XW37埋 土出土の 1点 (152)な どがある。その他、磨石が床面より1点、鉄廷状鉄製品RMl

が床面より1点 (118)、 釘状鉄製品が埋土中より1点、 S XW37及 び周辺より鍛冶津が多量出土した。

S i68竪穴住居跡 (第211図 、遺物図版102、 写真図版159・ 288)

H区赤27(C)区南部の尾根頂部、ⅧC-16f・ 17e。 17fグ リッドに跨って位置する。検出面はⅥ層で

ある。本遺構の谷側北西壁は尾根の落ち際にかかるため、崩落によリー部壁は立たない。また、遺構南東側

は平成10年度調査時の北東一南西方向に延びる試掘 トレンチによリー部削平されている。平面形は隅丸略方

形を呈し、規模は南東・南西及び遺存部から計測される北西壁長で約3.2m、 北東壁長で約2.6mを測る。主軸

方位はE-33° 一Sで、床面積は10,8面 である。壁は北西壁以外は鋭角的に立ち上が り、壁高は南東壁で約

45cm、 南西壁で推定40cm、 北東壁で約30cmを測る。埋土は 9層 に細分されるが、上位の黒褐色土を除い

てⅥ層マサ土起源の上、若しくはマサ土の混入した土であり、層位の状況から自然堆積と思われる。床面は

ほぼ平坦で、貼床が谷側の北西部分と南隅に施されている。

カマ ドは南東壁の中央からやや北寄 りに付設されている。本体部のほとんどが遺存せず、燃焼部のみ確認

できた。燃焼部は径約45cmの円形で皿状の窪みを有し、厚さ6cm前後の明赤褐色焼土が全体に広がる。煙

道は創 り貫き式で、奥行約105cm、 径約25～30cmを 測る。先端に向かい下 り勾配である。煙出は径約30cm、

深さ約70cmで垂直に掘 り込まれている。

遺物は、土師器の奏形土器片 1点が埋土から、床面より砥石 (Sl)1点 (181)、 不明鉄製品 2点、鉄塊系

遺物 (RM2)1点、鉄津が埋土中及び貝占床内より微量出土している。

S179竪穴住居跡 (第212図、遺物図版72、 写真図版159・ 258)

H区赤27(C)区中央の尾根頂部、ⅧC-17e。 17f。 18e。 18fグ リッドに位置し、検出面はVoⅥ層

である。平面形は隅丸方形を呈し、規模は一辺約3.5mを測る。主軸方位はN-25° 一E、 床面積は9.5ど で

ある。壁は鋭角的に立ち上が り、一部において上半部が崩落により外傾する。壁高は約40～50cmを測る。

埋土は15層 に細分されるが、全体的にⅥ層起源の土で占められ、その層位状況から人為的に埋め戻されたと
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S168カ マ ド
1.25Y74(にぶい黄)し まりやや有、粘性欠
2 25Y3/3(暗 オリーブ褐)しまりやや有、粘性有、炭化物粒少量

::9誕影:|:幸 Eテ電

“

とこ十雹とこEf耗催考、焼生惚学笑掃物少量

6.25Y3/2(黒 褐)し まり極めて有、粘性有、焼土粒 炭化物少量

7 75YR5/6(明 褐)焼土プロック

8 75YR7/6(橙)し まり有、粘性無、天丼内壁崩落土

9 5YRν8(明赤褐)燃焼部焼土
10 5YR6/6(橙)燃焼部焼土
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第211図 S168竪穴住居跡

判断できる。床面はほぼ平坦で、堅 く締まる。床面施設として遺構南側にKl・ K2が検出された。検出時

の状況は暗褐色土のプランが広が り、Kl南西側には羽口が確認できた。Klは約70× 50cmの歪な楕円形を

呈するが、深さが僅か 2cm程であるため、住居本来の窪みの可能性も考えられる。K2は約50× 30cmの楕

円形を呈し、深さは約 5cmを 測る。

カマ ドは北壁のやや西寄 りに付設されている。遺存状態は不良で、燃焼部は浅 く掘 り窪められ、この南側

に燃焼郡焼土が約30× 20cmで歪に広がる。微弱な焼成で、厚さは lcmに も満たない。煙道部は到 り貫き式

で、長さ約100cm、 径約25cmで、先端に向かってやや下り勾配である。煙出部は径約30cm、 深さ約65cmで、

垂直に掘 り込まれている。

出土した遺物は、土師器は奏形土器片 3点 と杯形土器片 1点 と少量であった。その他、前述の羽口が 1点

(144)、 鉄製品として埋土下位より釣針が 1点 (166)、 南壁際の埋上下位から鍛冶津 (RMl)が 1点 と床面

及びKl・ 2埋土中から鉄津が少量と廃棄されたと思われる鍛造剥片が微量出土した。
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S179
1,26Y4/3(オ リーブ褐)し まり'粘性有
2 25Y7/4(浅黄)し まり・粘性欠
3 10YR7/6(明 黄褐)し まり'粘性欠
4 25Y7/6(明 責褐)し まり有、粘性やや有、

黒褐色土混入
5 10YR8/8(黄 橙)し まり有、粘性欠
6.25Y″6(明黄褐)し まり'粘性やや有
7.19YR8/8(黄 橙)し まり極めて有、粘性欠
8.25Y4/6(オ リープ褐)し まり有、粘性やや有
9 25Yy6(黄 )し まり極めて有、粘性無
10.25Y3/3(暗オリーブ禍)し まり有、粘性やや有
11.10YR8/8(黄 橙〉 しまり有、粘性欠
12.10YR8/6(黄 橙)し まり '粘性欠
13.25Y74(オ リープ褐)し まりやや有、粘性有、

災化物粒少量
14.10YR7/6(明 黄褐)し まり,粘性有、黄褐色土少量
15 10YR8/6(黄 橙)し まり有、粘性欠、マサ土
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A H_5116m

S179 Kl・ 2

0            1m

S179  Kl・ 2
1.10YR3/3(暗褐)し まり有、粘性やや有
2.25Y3/3(暗 オリーブ禍)しまり,粘性やや有

S179カ マ

C H‐
505m

ド

S179 カマ ド
1.10YR7/6(明黄褐)しまり有、粘性欠
2 10YR3/6(黄 橙)しまり有、粘性欠
3 10YR4/4(褐 )し まり・粘性有、焼土粒少量
4.19YRン 4(1こ ぶい黄褐)しまり,粘性有
5 26Y4/4(オ リープ褐)しまり 粘性有、

炭化物微量
6.25Y3/3(暗 オリープ褐)しまりやや有、

粘性有、炭化物少量
7.ЮYR3/8(黄 橙)しまり極めて有、粘性有
8 10YR7/4(に ぶい黄橙)しまり有、粘性やや有
9,75YR6/61橙 )燃焼部焼土

S179竪穴住居跡
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S180竪穴住居跡 (第213図、遺物図版38・ 72・ 102・ 127、 写真図版160'236・ 258・ 288・ 307)

H区赤27(C)区北側の尾根頂部、ⅧC-18d・ 18eグ リッドに位置し、検出面はⅣ及びⅥ層である。平

面形は隅丸方形を呈し、規模は一辺約3.3mを 測る。主軸方位はN-25° 一E、 床面積は8.8∬ である。壁は鋭

角的に立ち上が り、壁高は北西・南東壁で30cm前後、山側の南西壁で約60cm、 谷側の北東壁で約20cmであ

る。埋土は12層 に細分されるが、ほとんどの層がⅣ～Ⅵ層起源の上で、その層位の状況から人為的に埋め戻

されたものと思われる。床面は平坦で堅く締まる。

カマ ドは北東壁の中央に付設されているが、遺存状態は悪い。検出時の状況は、数個の自然石と土器が散

在していた。それら自然石は袖部の芯材として使用されていたと思われ、右袖部の芯材は立った状態で残存

していた。芯材を設置する際の掘 り込みは無く、断面の状況から芯材裾の外側に微量の黄褐色の構築土が確

認できる。燃焼部は平坦で、径約45cm、 厚さ6cm前後の円形の明赤褐色焼土が広がる。また燃焼部焼土北

側には、土師器の甕形土器が残存 しており、その状況から支脚として用いられた可能性が高い。煙道部は斜

面の落ち際にあるため一部しか遺存せず、また煙出部は遺存しないため、詳細は不明である。残存する煙道

部の長さは約65cmで、やや下 り勾配で先端に向かっていたと推測される。

遺物は、土器が中袋で 1袋程出土しており、そのほとんどが土師器である。甕形土器として、カマ ドRPl

とRP6の一片が接合 した (453)、 カマ ド出土の (454)、 郭形土器として、カマ ドRP 2と RP l・ RP 6の 一片

が接合 した 9(455)、 床面出土の (456・ 457)な どがある。この他、羽口が 1点 (145)、 砥石が 2点 (182・

183)、 磨石が 1点 (184)床面から、鉄鐸が床面 (167)。 埋土下位 (168)・ カマ ド(169)か ら、鉄津が埋土中か

ら微量出土している。

S181竪穴住居跡 (第214図 、遺物図版38'102、 写真図版161・ 236・ 288)

H区赤27(C)区北部の尾根頂部から東側斜面にかけての肩口、ⅧC-19c・ 19dグ リッドに位置し、検

出面はⅣ及びⅥ層である。平面形は略隅丸長方形を呈し、規模は長辺約4.2m、 短辺約 3mを測る。主軸方位

はN-11° ―Wで、床面積は8,2� である。壁はほぼ直角に立ち上が り、山偵1では上半部は崩落により外傾

する。壁高は山側の西壁で約130cm、 北・南壁で約60～ 70cm、 谷側の東壁で約20cmを 浪1る 。埋土は12層 に

細分されるが、そのほとんどが褐～黄褐色土系で、また中位から下位にかけて数十個の自然石が投
'デ

込まれ

ており、人為的に埋め戻されている。床面は平坦で堅く締まり、貼床が谷側を中心に施されている。床面施

設として、東壁際の中央に土坑Klが検出された。平面形は楕円形を呈し、開口部約65× 45cm、 底部約

50× 30cmを測る。断面形は鍋形を呈 し、深さは約20cmで ある。また、遺構西壁中央付近において、径約

25cm、 深さ約15cmの柱穴と思われるピットが 1基確認された。

カマ ドは北壁のやや西寄 りに付設されている。精査過程において、調査員の認識不足によリカマ ドの大半

を損壊させてしまったため、検出時の状況及び断面観察による結果をもとに以下記述する。天丼部は確認で

きないが、袖部は褐色粘土で構築されている。燃焼部はほぼ平坦で、径推定25cm、 厚さ約 3～ 4cmの赤褐

色焼土が広がる。煙道部は奥行約100cm、 径約20～ 30cmで、先端に向かって下 り勾配である。煙出部は径

約30cm、 深さ約100cmで、垂直に掘 り込まれている。

遺物は、土師器は奏形・郭形土器片合わせて数点しか出土しておらず、その内、煙出部埋土中から出土の

郭形土器片が接合 (458)し た。その他、砥石がKl埋土から1点 (185)出 土した。

S182竪穴住居跡 (第215図 、遺物図版38。 102・ 127、 写真図版162・ 236・ 288・ 307)

H区赤27(C)区北部の尾根頂部、ⅧC-18c・ 18dグ リッドに位置し、検出面はⅣ層である。平面形は隅

丸方形を呈し、規模は一辺約3.7m前後を測る。主軸方位はS-26° 一Wで、床面積は11,7∬ である。壁は鋭

-379-



S180

〇
|

B

S180カ マ ド

逼
儲
＝
Ｈ
　
′ヽ
―
判

0                2m

SB0
1.25Y4れ (オ リープ褐)し まりやや有、粘性有
2.25Y6/6(明 黄褐)しまり有、粘性欠、炭化物微量
3.25Yプ6(黄褐)しまり有、粘性欠
4 25Y8/6(黄 )しまりやや有、粘性欠
5.2斑7れ (浅責)し まり欠、粘性無
6 10YR6/6(明 黄褐)し まりやや有、粘性欠
7.10YR7/6(明 黄褐)しまり欠、粘性やや有
8 10YR5/8(黄 褐)し まり欠、粘性有
9.25Y7/4(浅 黄)し まり欠、粘性無
10.10YR6/6(明 黄褐)しまり有、粘性やや有
11 10YR7/8(黄 橙)し まり極めて有、粘性無
12.10YR8//8(黄 橙)し まり極めて有、粘性欠

S1180 カマ ド
1.26Y4/4(オ リープ褐)し まりやや有、粘性有、焼土粒微量
2 25Y3ん (暗オリープ褐)しまり'粘性やや有
3 10YR5/6(黄 褐)し まり,粘性有、袖構築土
4.5YRFD/8(明 赤褐)燃焼部焼土

温
奪
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OI〇
|

A H=49m

0      511cll

第213図  S180竪穴住居跡
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S181
1,10YR5/6(黄 褐)し まり有、粘性やや有
2.10YR4/6(褐 )し まり有、粘性無、

黄褐色土・炭化物少量
3 10YR4/4(褐 )し まり有、粘性やや有、

黄褐色土ブロック 礫少量
4 10YR5/8(黄 褐)し まり有、粘性やや有

5。 10YR5/6(黄褐)し まり有、粘性やや有、

明黄褐色土プロック混入
6 10YR4お (褐)し まり有、粘性やや有、

黄褐色土混入
7.10YR4/6(褐 )し まり'粘性有、

炭化物少量
8.10YR3/3(暗 褐)し まり'粘性有、

炭化物少量
9 101偽お (責褐)し まり'粘性有
lo.10YR5/6(黄 褐)し まり・粘性やや有、

炭化物少量
11.10YR6/8(明 黄褐)し まり有、粘性有(

炭化物少量
12.10YR5/8(黄 褐)し まり欠、粘性やや有
13 101rR6/8(明 黄褐)し まり'粘性有、貼床

日
ぶ

苺
＝
劇

―
―
―

〇

A_._491m

o                          2m

S181 カマ ド

】i iI¥留えt嬰藩得とと言災:瑶極柔Ⅲ推亀部天丼崩落上
3.10YR6/6(明黄褐)しまりやや有、粘性有
::器酸 羅矧慶ηi靭第、焼節・用ヒ疹量
6 1σ rR′4(褐 )しまり 粘性有
7.ЮYR4/6(褐 )しまり 粘性有、袖部構築土

8.25YR4洛 (赤褐)燃焼部焼上

S181 Kl

生 H‐474m
b

0                       1rn

S181 Kl
l.10YR5/6(責褐)しまり 粘性有
2.10YR5/8(黄褐)し まり 粘性有

S181カマ ド Cll

A
一 H‐474m

第2司 4図 S181竪穴住居跡
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角的に立ち上がるが、北西壁は斜面の落ち際にかかるため、その一部は遺存 しない。壁高は山側で最大の

70cmを 測るが、その他は北西方向に進むに従い減少する。埋土は 7層 に細分され、上位の黒褐色土系は自

然堆積、下位の黄褐～明黄褐色土系は人為堆積 と思われる。床面はほぼ平坦で堅 く締まり、貼床が北西側を

中心に施されている。床面施設として北東側に土坑Klが確認できる。検出時当初は貼床の一部と捉えたが、

精査の結果、規模・形態から土坑と判断した。 K llま約90× 50cmの精円形を呈 し、深さは約20cmを測る。

カマ ドは南西壁のほぼ中央に付設されている。残存状態は不良で、天丼・袖部等の痕跡はなく、燃焼部の

み確認できる。燃焼部は平坦で、約25× 20cmの 明赤褐色焼土が不整に広がる。その周囲には径約10～ 15cm

の円形のピットが 3基確認され、その位置関係から袖部芯材の抜き取 り痕と思われる。煙道部は到 り貫き式

で、長さ約110cm、 径約30cmを 測 り、やや下 り勾配で先端へと向かう。煙出部は径約30cm、 深さ約100cm

で垂直に掘 り込まれている。

遺物は、土師器の奏形土器片と郭形土器片が合わせて約20点程出土し、主なものとして床面出上のRP 3

の459な どがある。この他、磨石が床面出土の S2(186)と 埋土中から1点、羽日の破片が埋土中より1片、

板状鉄製品が埋土中から1点 と釘が埋土上位より1点 (170)、 鉄塊系遺物が埋土中位より1点、鉄津が床面

より1点 出上した。

S182
S182
1 10YR2/3(黒 褐)し まり有、粘性やや有、

褐色土ブロック 炭化物少量
2.10YR2/1(黒 )し まりやや有、粘性有、

黄掲・黒褐色土プロック 炭化物微量
3 10YR4/6(褐 )し まり有、粘性やや有、

炭化物少量
4 10YR5/8(黄 褐)し ま り 粘性有
5 10YRク 4(褐 )し まりやや有、粘性有、

焼上粒少量
6 10YR6/6(明 黄褐)し ま り 粘性有
7 10YR4/6(褐 )し ま り 粘性有、

カマ ド構築土
8 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり 椎性有、

Kl埋 土
9 10YR5/6(黄 褐)し ま り '粘性有、貼床

カマ ド

S182 カマ ド
1 5YRツ 6(明 赤褐)燃焼部焼土

0                2m

第215図 S182竪穴住居跡

２３Ｓｉ

ａ上
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S187A・ B竪穴住居跡 (第216図 、遺物図版36。 101・ 127、 写真図版163・ 234・ 287・ 307)

H区赤27(B)区南側の尾根頂部、ⅧB-19t、 ⅧC-18a。 19aグ リッドに位置し、検出面はⅣ及びⅥ層

である。検出時の状況から、本遺構は単独の 1棟と考え精査を開始したが、掘 り上がりの形が歪な五角形を

呈しており、その部分の断面を観察したところ、床面のレベルをほぼ同じくする 2棟の竪穴住居の重複関係

が確認できた。これにより、新しい方をS187A、 旧い方をS187Bと した。本遺構南西壁にはカマ ドが 2

基残存 しており、その残存状態から、比較的良好なカマ ドをS187Aに、不良なカマ ドをS187Bに伴うも

のと判断した。これらの煙道・煙出部はS X 176と 重複しており、それにより、 S187A・ B、 S X 176の 3

基の遺構についての新旧関係が明らかになった。 S187Aは S X 176検出時に煙出部のプランが確認できた

ため、 S X 176埋没後に構築されたものと思われる。一方、 S187Bは S X 176検出時には煙出部のプラン

は確認できず、精査後の床面において煙出部のプランを確認できたことから、煙道上半部を壊して S X 176

が構築されたものと思われる。よって、これら3遺構の新旧関係は (新)S187A→ S X 176→ S187B(十日)

となる。また、本遺構は平成10年度試掘調査時の トレンチと、その後の年数経過に伴う崩落が著しかったた

め、遺構中央部埋土の大半の詳細が不明となった。

S187Aに ついて、平面形は略隅丸長方形を呈し、規模は長辺約4.6m、 短辺約4.2mを 測る。主軸方位は

S-48° ―Wで、床面積は184だ である。壁は北西壁においてのみ緩やかに立ち上がるが、その他は鋭角的

に立ち上が り、壁高は約25～55cmを 測る。埋土は16層 に細分されるが、各層位の状況から人為的に埋め戻

された可能性が高い。床面はほぼ平坦で堅く締まり、貼床が全体的に施されている。

カマ ドは南西壁のほぼ中央に付設されているが、南西壁の精査時、埋土と壁の色調が酷似していたため掘

り過ぎてしまい、煙道口を消失させてしまった。カマ ドの残存状態は不良で、袖部等は確認できないが、付

近に自然石が数個散在 していることから、芯材に使用されたものと思われる。燃焼部は平坦で、約40×

30cmの不整な赤褐色焼上の広が りが確認できる。煙道部は制 り貫き式で、長さ推定160cm、 径約30cmで、

ほぼ平坦を保ちながら煙出部へと繋がる。煙出部は径約25cm、 深さ約75cmで垂直に掘 り込まれている。

S187Bに ついて、前述の通 りS187Aに よって切られるため、残存部分はそれより張 り出した東隅と

これに繋がる南及び東壁の一部とカマ ド煙道部である。残存する東I掲から平面形は、隅九方形または隅丸長

方形を呈すると思われ、規模は残存部から3.2m以 上が推測される。主軸方位はS-60° 一Wで、床面積は

1.3だ が残存する。残存する壁は直角に立ち上がり、壁高は約65cmを 測る。残存部の埋土は 6層 に細分され

るが、黄褐・褐色土で占められる層位状況から人為堆積と思われる。床面は平坦で締まりが認められ、貼床

等は確認されなかった。

カマ ドはA同様、山側の南西壁に付設されているが、残存状態は極めて悪い。本体部の大半は残存せず、

燃焼部焼土と思われる痕跡のみ確認された。これはS187A貼床を剥がした後に検出されたが、その上部は

S187A構築時に掘削され、下部にまで及んだ被熱部分の残 りのみが検出されたものと思われる。確認され

た範囲は約25× 20cmの不整な橙色の広が りで、厚さは数mm程度しか残存 しない。煙道部は到 り貫き式で、

長さ約90cmが残存 し、径約25cmで先端へと向かう。煙出部は径約25cm、 深さ約30cmが残存する。

出土した遺物は、土師器が総量で小袋 1袋程出土している。その大半は甕形土器片で、主なものとして、

坦土中出土の426が ある。この他、床面出土の砥石 (Sl)が 1点 (177)、 刀子が埋土上位より1点 (160)、

鉄淳が埋土中より微量出土した。これらのほとんどは、 S187Aに帰属するものと思われる。

S188竪穴住居跡 (第217図、遺物図版58、 写真図版163・ 247)

H区赤27(B)区南部の尾根頂部、ⅧB-19t・ 20s・ 20t、 ⅧC-20aグ リッドに位置し、検出面はⅥ層
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S187A・ B

A H_467m

日
ｏ
Φ
ｑ
＝
Ｈ

Ｉ
釧
―

0                2m

S187A
l 10YR3/4(暗褐)し まり,粘性有
2 10YR4/6(褐 )しまり 粘性有
3 10YR3/3(暗 褐)し まり有、粘性やや有
4 10YR4/6(褐 )し まりやや有、粘性有
5.10YR5/6(黄 褐)し まり有、粘性無
6.10YR2/2(黒 褐)し まり,粘性有、炭化物微量
7.10YR3/4(暗 褐)しまり 粘性有、掲色土プロック中量、

炭化物少量
8 10Y馳/6(褐)し まり有、粘性無
9 10YR5/8(黄 褐)しまり有、粘性無
10 10YR4/6(褐 )し まり 粘性有、暗褐色土プロック中量
11 10YR4/4(掲 )し まり 粘性やや有、褐色土プロック少量
12 10Y勲ノ4(褐 )しまり有、粘性無
13 10YR4//6(褐 )しまり 粘性有、暗掲色土プロック中量
ユ4 10YR3/4(暗褐)し まり'粘性有、褐色土プロック中量
15,10YR4//4(掲 )しまり有、粘性無
16 10YR4/4(褐 )しまりやや有、粘性有
17 10YR5/6(黄 褐)し まり 粘性有

燭施秀JR4/6鵠
)しまり 粘障 、躙 7A貝占床

19,10Y酌 /8(黄褐)し まり 粘性有
20.10YR5/6(黄 褐)し まり・粘性有
21 10YR5浴 (黄褐)しまり'粘性有
22.10YR4/6(褐 )し まり,粘性有、炭化物微量
23 10YR4/6(褐 )し まりやや有、粘性有
24 101r馳 /6(褐)し まりやや有、粘性有、炭化物微量

S187Aカ マ ド
a H‐

465m b

S187Bカ マ ド
C H=465m

第216図 S187A・ B竪穴住居跡

0            50cm

S187A カマ ド
1 10YR4/6(褐 )しまりやや有、粘性有
2 5YR3れ (暗赤褐 )し まり 粘性有、

焼土ブロック
3 10YR5/6(黄褐)し まり 粘性有
4,75YR76(掲 )し まり 粘性有
5,75YR4/6(褐 )し まり '粘性有
6 10YR3/4(暗褐)し まり 粘性有
7 25YM/8(赤 褐)燃焼部焼土

S187B カマ ド
1 10YR4/6(褐 )し まり'粘性やや有
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である。本遺構は南隅でS1114と 重複しているが、検出時の状況においてS1114を 切っていることから、

本遺構はS1114よ り新 しいと判断した。平面形は隅丸略方形を呈し、規模は北西壁長で約5,3m、 南西・北

東壁長で約5,lm、 南東壁長で約4.3mを 測る。主軸方位はS-45° 一W、 床面積は21,9どである。壁は鋭角的

に立ち上が り、北西・北東F_4は上部で外傾する。壁高は山側の南西壁で約65cm、 その他の壁で約30～ 40cm

を測る。埋土は 7層 に細分される。上位の黒褐色土と壁際に堆積する黄褐色土は土質から自然流入したもの

と思われるが、中位から下位にかけては多量のマサ土ブロックが混入していることから、埋め戻された可能

性が考えられる。床面はおよそ平坦で堅 く締まり、南東壁から北東壁・北西壁沿いにかけてコの字状に貼床

が施されている。遺構のほぼ四隅には主柱穴と思われるPl～ 4が確認できる。

カマ ドは遺構南西壁のほぼ中央に付設されているが、遺存状態は不良で燃焼部のみ確認できる。燃焼部は

平坦で、径約35cm、 厚さ5cmの橙色焼上が円形に広がる。その両脇には径10cm前後の窪みがあり、芯材

の抜き取 り痕と思われる。また燃焼部焼土南西側には、掘 り込んで据えられていた土製支脚が立位している。

煙道は割 り貫き式で、長さ約140cm、 径約30cmを測 り、下 り勾配を保ちながら煙出部へと続 く。煙出部は

径約25cm、 深さ約75cmで、垂直に掘 り込まれている。

遺物は土師器の奏形・郭形土器破片が微量と、カマ ドに残存した土製支脚 1点 (13)が出土した。

S189竪穴住居跡 (第218図 、遺物図版36、 写真図版164・ 234)

H区赤27(B)区中央の尾根頂部、ⅨB-lr・ ls・ 2r・ 2sグ リッドに跨って位置する。検出面はⅥ

層であるが、本遺構は尾根頂部に位置する他の住居と比べて掘 り込みが浅く、また遺構南東壁は斜面の落ち

際にかかるため遺存しない。本遺構カマ ド煙道残存部より平面形は隅九方形を呈していたものと思われ、規

模は一辺約4.5mが推定される。主軸方位はS-33° ―Wで、床面積は推定17.0だ である。残存する壁はほぼ

直角に立ち上が り、壁高は山側の北西壁で約45cm、 北東。南西壁で約10～ 15cmである。埋土は 8層 に細分

されるが、全体的に黄褐・浅黄色土系で占められており、その層位状況から人為的に埋め戻されたものと思

われる。床面は平坦で堅く締まり、貼床が中央を除いて全体的に施されている。床面施設として、遺構南側

には貯蔵穴と思われるKlが掘 り込まれている。これは当初、単独の土坑として精査を開始したが、埋土断

面の状況、及び只占床がこれを含む範囲にまで及ぶことから、本遺構に伴う土坑であると判断した。平面形は

略円形を呈するが、底部は歪な方形状を呈し、北西側には一段高い三日月形のテラス部分を伴う。規模は開

口部径約90～ 105cm、 底部約50× 60cm、 テラス状部分約15× 50cmを 測る。住居床面から底部までの深さは

約35cm、 テラス状部分においては約10cmを 測る。その他、柱穴を4基 (Pl～ P4)確認したが、配列・

深さから主柱穴と思われる。

カマ ドは南西壁のほぼ中央に付設されているが、本体部のほとんどは残存していない。袖部は当初、残存

しないものと考え掘 り進めたが、埋土断面観察の結果、右側のみ残存しており、明黄褐色土で構築されてい

た。燃焼部はほぼ平坦で、径約50cm、 厚さ約15cmの 明赤褐色焼土が円形に広がる。煙道部はS X 126に切

られているため詳細は不明であるが、立地的に掘 り込み式と考えられ、残存部分で長さ80cm以 上、径約

30cmで、煙出部に向かってやや下 り勾配であったことが推測される。

遺物は、そのほとんどが土師器の奏形土器の破片で十数点程しか出土していない。その内、カマ ドRP l

とカマ ド埋土上位より出土した数破片が接合 (427)し た。

S 190A・ B竪穴f■居跡、 S X 126工房跡

(第219・ 220図、遺物図版36・ 37・ 127、 写真図版164・ 234・ 235・ 307)

H区赤27(B)区中央の尾根頂部、ⅧB-20s、 ⅨB二 ls・ ltグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。
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S189
1 10YR3/2(黒褐)

しまり'粘性やや有
2 10YRν 6(黄褐)

しまり'粘性やや有
3.25Y7れ (浅黄)

しまり有、粘性無、
暗褐色土プロック少量

4 2W5/3(黄褐)

しまり 粘性やや有
5 25Y7/3(浅 黄)

しまり 粘性やや有
6 25Y5/4(黄 褐)

しまり・粘性やや有
7.25Y7/4(浅 黄)

しまり 粘性やや有
8 25Y6/4(に ぶい黄)

しまりやや有、粘性無
9 25Y7/4(浅 黄)

しまり有、粘性無、貼床

む
沢
苫
髯
＝
Ｈ

‐―
―
―

〇

A
H‐459m

o                            2m

S189 Kl

― H‐454m
b

SB9 Kl
l.25Y74(オ リーブ掲)

しまり有、粘性欠
2 25Y″ 4(浅黄)

しまりやや有、粘性無

S189カマ ド

A H_45 4Hl

第218図 S189竪 穴住居跡

S189 カマ ド
1 26Y4/3(オ リーブ褐)しまりやや有、粘性欠
2 10Y恥/8(黄褐)し まり有、粘性極めて有、天丼崩落土

3 10YRν 6(黄褐)し まり 粘性有、天丼崩落土

4.10Y離/4(褐)し まりやや有、粘性有、天丼崩落土

5 1CIYR3/2(黒褐)しまり有、粘性極めて有
6.10YR2/2(黒褐)しまり 粘性有
7 25Y4/4(オ リープ掲)しまり・粘性欠
8,75Y酸 /4(褐)しまり極めて有、粘性有、

焼土Xif・ 炭化物少量
9 25Y4/6(オ リーブ褐)し まりやや有、粘性有
10 10Y贈 /4(暗褐)し まり極めて有、粘性有、天丼崩落土

11 25Y7/4(浅 黄)しまり欠、粘性無
12.10YR3/1(黒 褐)し まり極めて有、粘性有、炭化物少量

13.75YR5/6(明 tFJ)しまり・粘性有、天丼内壁崩落土
14.10YR4/3(に ぶい黄褐)しまり欠、粘性無
15,10YR5れ (にぶい黄褐)しまり欠、粘性無
16 10YR6/6(明 黄褐)しまり有、粘性極めて有、袖都
V 10YR7/4(に ぶい黄橙)し まり極めて有、粘性有、袖都
18 25YR5/6(明 赤掲)燃焼部焼土

0             50clll

― ―
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検出時の状況及び遺構北西側に走る平成10年度時の試掘 トレンチの断面観察から、 2棟の竪穴形状の重複が

見受けられたため、それらを把握できるよう共通の断面ベル トを設定し、精査を行なった。結果、新しい方

が S X 126、 旧い方が S190で あることが判った。

S X 126は 、上記の重複の他、北西側においてもS189カ マ ド煙道部と重複 しているが、精査の結果、

本遺構が S189カ マ ド煙道部を壊 していることから、 (新)本遺構→ S189(旧 )であることが判った。遺構

南東壁は、斜面の落ち際にかかるため残存しない。残存部より平面形は隅丸略方形を呈し、規模は一辺約 4

mが推測され、計測される床面積は13.6だ である。壁は鋭角的に立ち上が り、残存する壁高は約20～ 25cmを

測る。埋土は 6層 に細分される自然堆積と思われる。床面は平坦で堅く締まる。床面施設として、遺構中央

からやや西側に向かった位置に地床炉と、遺構北東側に土坑 (Kl)が確認できる。地床炉は トレンチによ

って切 られているが、残存する範囲は約65× 85cmの不整なにぶい橙色焼上の広が りで、厚さは7cm前後を

測る。Klの平面形は略円形を呈し、規模は開回部径約90～ 100cm、 底部径約90cmを 測る。断面形は袋状

を呈 し、深さ約40cmを測る。これら床面施設についてであるが、地床炉の検出時において、鍛造剥片が視

認できたため、土壌サンプルを行い、選別を行った結果、少量の鍛造剥片が確認されたことから鍛錬鍛冶を

行っていた可能性が考えられるが、セット関係となる鉄砧石の設置痕や足入れ穴等に当たる他施設が認めら

れず、配置的に試掘 トレンチによって損なわれた部分にあった可能性も考えられる。

遺物は、埋土中より土師器の奏形土器片数点と、地床炉付近から筒状鉄製品が 1点 (165)と 鉄津及び鍛造

剥片が少量出土したのみである。

S190A・ Bについて、北西壁から西隅を精査 した際、辺と隅を結ぶ角度に違和感が感じられた。その後

の調査の結果、貼床の施行範囲の状況、及びカマ ドが 2基確認されたことから、 2棟の住居の重複が推測さ

れた。残存状況が良いカマ ドを伴う新しい時期の住居をS19oA、 もう一方のカマ ドを伴う旧い時期の住居

をS190Bと した。カマ ドについての詳細は後述するが、 S190Bカ マ ドは残存状態も悪く、煙道部の長さ

がS190Aカ マ ドと比較して短いこと、また西隅部の屈曲の状態から、北西壁はS19oA・ Bが共有するも

のと捉えられ、 S190A構築時にS190Bの南西壁を押し拡げたものと思われる。以上の点により、本遺構

は拡幅により構築期が 2時期に渡るものと考えられる。

S190Aの残存部から推測される平面形は隅九長方形を呈し、規模は長辺約5。7m、 短辺約 5mを測る。 S

190Bの貼床範囲から推測される平面形は隅丸方形で、規模は一辺約 5mが推測される。主軸方位はS190

AではS-37° 一W、 S190Bで はS-31° 一Wで、残存部分から推定される床面積は約25.8∬である。残

存する壁はほぼ直角に立ち上が り、壁高は20～30cmである。埋土は 7層 に細分されるが、全体的にマサ土

が混入 した様相が見受けられ、ブロック状に土を含むことから、人為的に埋め戻された可能性が高い。床面

は平坦で締まりがあり、貼床が中央を除いた壁沿いに施されている。貼床範囲は前述の通 り、 S190B～ A
期への南西方向への拡幅を推測させる一因を示 しているが、 S19o Bカ マ ド煙道部の長さが短いことから、

貼床の施行がS190B期 にのみ伴うものとは考えにくく、南西部分においては一部拡幅後のS190A期 にお

いても施行されたものと考えられる。

S190Aカ マ ドは、南西壁の中央からやや南側に付設されているが、残存状態は悪く、自然石や土師器片

が散在 していた。本体部は残存せず、燃焼部のみ確認できる。燃焼部は平坦で、径約40cm、 厚さ約 3～ 7

cmの 円形の明赤褐色焼上が広がる。燃焼部の両脇には袖の芯材の抜き取 り痕が 3基確認できる。周囲に散

在する自然石が袖の芯材に用いられたものと思われる。煙道部は/●HJり 貫き式で、長さ約120cmを測 り、下 り

勾配で先端へと向かう。煙出部は径約25cm、 深さ約65cmで垂直に掘 り込まれている。
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S190Bカ マ ドは、 S190Aカ マ ドと同じく南西壁に付設されているが、残存状態は極めて悪 く、煙道部

のみ残存 している。煙道部は天丼部が崩落しているため詳細は不明であるが、残存する煙道部の長さは約

35cm、 深さは約40cmを 測る。

出土遺物は、土器は総数で土師器が約50点、須恵器が数点出上している。主なものとして、土師器の奏形

土器は、RP 8。 13・ 15。 21・ 23と 埋土中出上の破片が接合した (429)、 RP15・ 16・ 18と S1114カ マ ド出土

の破片が接合した (428)、 RP17の (430)及 びR旦 2の (431)な どがある。土師器の郭形土器は、貼床内出土

の破片が接合 した (436)、 RP 9・ 10。 11・ 12が接合した (433)、 貼床内出土の破片と遺構外のものが接合し

た墨書土器の (432)、 RP l群の一部の (437)、 カマ ド出土の (438)な どがある。土師器の高台付郭は、RP l

群の一部とRP 4が接合した (434)、 RP 3の (435)な どがある。須恵器の甕形土器は、RPllの (440)、 坦土上

位出土の (441)、 長頸瓶として貼床内出上の (439)な どある。この他、鉄津がカマ ド付近よりRMlと して 2

点、埋土中及び床面より少量出土している。

S196竪穴住居跡 (第220図 、遺物図版37、 写真図版165・ 235)

H区赤27(B)区北部の尾根頂部、ⅨB-2q。 2rグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。本遺構はS

1113と 重複し、その新旧関係は検出プランの状況から (新)本遺構→ S1113(十 日)である。平面形は隅丸

長方形を呈し、規模は長辺約3.7m、 短辺約2.6mを測る。主軸方位はW-2° 一Nで、床面積は8.5∬ である。

壁はほぼ直角に立ち上が り、壁高は約20～ 25cmを測る。埋土は18層 に細分されるが、そのほとんどが黄褐

～明黄褐色土であり、ブロック状の土を多 く含むことから人為的に埋め戻された可能性が高い。床面は平坦

で堅 く締まり、遺構東隅と中央側に貼床が施されている。床面施設として、遺構北西側には土坑 (Kl)が

ある。Klは径約45cmの 円形を呈し、断面形は皿状で深さ約 5cmを測る。

カマ ドは遺構西隅に付設されており、遺存状態は不良である。袖等は確認できず、燃焼部焼上のみ確認で

きる。燃焼部焼土は径約30cmの 円形に広がっており、厚さは約 5cmで明赤掲色を帯びている。その両脇に

はそれぞれ径約10cmの小ピットが確認でき、その位置関係から袖の芯材の抜 き取 り痕と思われる。煙道部

は立地的に掘 り込み式と推測され、奥行約110cmを浪1る 。

出土した遺物は少量で、土器は土師器の奏形土器片が十数点とイ形土器片が 2点のみである。奏形土器片

の主なものとして、埋土上位出土の (422)、 床面RP 2の (423)な どがある。その他、埋土上位より不明鉄製

品が 1点、埋土中より鉄淳が少量、床面中央より廃棄されたと思われる鍛造剥片が微量出土した。

S197A・ B竪穴住居跡

(第221図、遺物図版37・ 38・ 58・ 59・ 72・ 127、 写真図版165。 166。 235・ 247・ 248・ 258。 307)

H区赤27(B)区北部の尾根頂部、ⅨB-3p・ 3q。 4p・ 4qグ リッドに跨って位置する。検出面はⅥ層

である。検出時の状況から2棟の存在は認識していたが、検出プランからのみでは新旧関係が把握できなか

ったため、共通の断面ベル トを設定し同時に精査を行った。その結果、床面をほぼ同じくして、新 しい住居

S197Aと 旧い住居 S197Bを 確認した。この他、S197A煙出部はS1113と 重複するが、平面プランに

おいてS1113を 切っていることから、 S197Aの 方が新 しい。また、 S197B煙 道部もS198と 重複する

が、 S198に よって切 られていることから、 S197Bの方が旧いことが半Uっ た。

S197Aについて、平面形は隅丸長方形を呈 し、規模は北西・南東壁長で約3.2m、 北東。南西壁長で約

2.7mを測る。主軸方位はS-52° 一W、 床面積は7.4だ である。壁はほぼ直角に立ち上が り、壁高は谷側の

南東壁で約20cm、 それ以外では約55～60cmである。埋土は 9層 に細分されるが、その大半にマサ土が混入

し、下位層に関してはブロック状の土や焼土粒を含んでいることから、人為堆積の可能性が高い。床面は平
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S190A・ B,SX126

日
０
写
＝
Ｈ

SX126 Kl

望H=452m
2

〇
|

h

0                            2m

SX126
1.10YR3/2(黒 褐)しまり有、粘性無
2 10YR17/1(黒 )し まり有、粘性やや有、黒褐色土ブロック混入
3.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性やや有、

黒褐色土プロック・炭化物微量
4 10YR4/2(灰 黄掲)し まり有、粘性無、

黒褐色土ブロック・炭化物微量
5 10YR3/3(暗褐)しまり有、粘性無、炭化物微量
6.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、炭化物微量
7 75YR6/4(1こ ぶい橙)地床炉

S190A・ B
8 25Y4/3(オ リーブ褐)しまり・粘性有、黄橙色土ブロック混入
9.25Y3ん (暗 オリーブ褐)し まり'粘性有
10 25Y7/4(浅 責)しまり有、粘性欠、マサ土
11.25Yγ 4(黄褐)しまりやや有、粘性有、浅黄色土ブロック混入
12 25Yν 4(にぶい黄)しまりやや有、粘性有、焼土プロック少量
13 10YR6/6(明 黄褐)し まり欠、粘性有
14 2説亀′生 (黄褐)しまりやや有、粘性無
15 25Y6/3(1こ ぶい黄)しまりやや有、粘性無、貼床

0                  50cm

SX126 Kl
l.25Y5/4(黄 褐)し まりやや有、粘性欠
2.25Y7/6(明 黄掲)し まりやや有、粘性無
3.25Y5/4(黄 褐)し まり'粘性欠、黄褐色土プロック混入
4.25Y7/6(明 黄掲)し まりやや有、粘性無
5.25Y73(オ リーブ褐)しまり・粘性欠
6.25Yν4(黄褐)し まり 粘性欠
7.25Y5ん (黄褐)し まり欠粘性やや有
8.25Y6//4(1こ ぶい黄)し まりやや有、粘性無
9。 25Y4/3(オ リーブ褐)しまり欠、粘性やや有
10.25Y3/3(暗 オリーブ褐)しまり有、粘性やや有

219図 S190A・ B竪穴住居跡 (1)。 SX126工房跡
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S190Aカ マ ド

a H=猛
前

連とH‐459m

0      50cm

S190A カマ ド
1.10YR6/4(1こぶい黄褐)しまり。粘性有、炭化物少量
2 10YR74(オ リープ褐)しまり極めて有、粘性やや有、戊化物少量
3.10YR5/8(黄褐)し まり・粘悔極めて有
4.10YR5/4(黄 褐)しまり'粘性有
5 10YR4/4(褐 )し まり。粘性有、焼土塊微量
6.10YR4/4(褐 )し まり 粘性極めて有、崩落構築土
夕 10YR5/6(黄褐)しまり'粘性極めて有、崩落構築土
8.10YR3/3(暗 褐)し まり・粘強極めて有、崩落構築土
9 10YR4/6(オ リーブ褐)し まり極めて有、粘性有、炭化物少量
10125Y6/4(に ぶい黄)しまり極めて有、粘性やや有、炭化物少量
11 10YR4/4(褐 )しまりやや有、粘性有、袖の抜き取 り痕
12.10YR4/6(褐 )しまりやや有、粘性有、袖の抜き取 り痕
13 25YR5/8(明 赤褐)燃焼部焼土

S196

か

0                 2m

S196
1.25Y4/4(オ リープ褐)し まりやや有、粘性欠
2.25Y6/6(明 黄褐)しまり有、粘性無
3.郷Yν4(黄褐)し まりやや有、粘性欠、黒掲土プロック少量
4 75YR5/6(明 褐)廃棄焼土プロック
5.25Y7/6(明 黄褐)し まり有、粘性無
6.25Y4/4(オ リープ褐)し まり・粘性欠
7.25Y5/4(黄 褐)し まり有、粘性欠
8 25Y6/4(に ぶい黄)しまり有、粘性無
9.25Y5/4(黄 褐)し まり有、粘性欠
10 25Y6/6(明 黄褐)し まり有、粘性無
11 25Y5/6(黄 褐)し まり有、粘性欠
12.25Y7/6(明 黄褐)し まりやや有、粘性欠
13 25Y4/3(オ リーブ褐)しまりやや有、粘性欠
14.25Y6/4(1こ ぶい責)し まり有、粘性無
15 10Yお /6(黄褐)し まり・粘性欠
16.25Y5/4(黄 褐)し まり有、粘性欠
17 Z5Y3/1(黒 褐)し まり 粘性欠、明褐色土プロック少量
18.10YR5/8(黄 褐)し まり有、粘性極めて有、廃棄構築土プロック
19 25Y6/3(に ぶい黄)しまり有、粘性欠、貼床

S190Bカ マ ド

e H‐
457m

f

d

S190B カマ ド
1.25Y4/4(オ リーブ褐)し まり有、粘性欠、

炭化物微量
2.25Y6/4(1こ ぶい黄)しまり 粘性欠

S196 Kl

S1196 Kl
1 25Y7/4(浅 黄)

しまり欠、粘性無

SD6 カマ ド
1.25Y76(黄褐)しまり有、粘性やや有
2 10YR3/4(暗 褐)しまり'粘性欠、黄褐色ブロック混入
3.25Y4/4(オ リープ褐)しまり・粘性欠
4 猛5YR4/4(褐 )しまり'粘性有、焼土塊少量
5.25Y4/3(オ リープ褐)し まり・粘性有、炭化物粒少量
6.10YR4/4(褐 )しまり・粘性有、焼土塊少量
7 10YR3/4(暗 褐)しまり'粘性有、焼土塊少量
8.25Y4/3(オ リーブ褐)しまり,粘性欠
9 25Y7/4(浅 黄)しまり・粘性欠
10,5YR5/8(明 赤褐)燃焼部焼土

二上 H‐455m

d

0             50cm

ｂ
一

日
∝９
１日
ｌ
ｄ
ｌ

〇
|

S196カ マ ド

ニー H=457m

第220図 S190A・ B竪穴住居跡 (2)。 S196竪穴住居跡
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坦で堅く締まり、貼床が遺構中央に施されている。床面施設として、北東壁から南東壁沿いにかけて、幅 7

cm前後、深さ5cm前後の壁溝が認められる。また、柱穴と思われるピット1基が北西壁に検出された。

カマ ドは南西壁の南寄 りに付設されている。本体部の遺存状態は悪く、燃焼部のみ確認できた。燃焼部は

約40× 20cmの略楕円形を呈し、皿状に窪み、同様に厚さ約 4cmのにぶい橙色焼土が広がる。煙道部は奥行

約140cm、 径約25cmを 測 り、やや下 り勾配で先端へと向かう。煙出部は径約30cm、 深さ約70cmで垂直に掘

り込まれている。

遺物は、その大半が土師器の奏形土器片で約15点出土した。その他、羽日が床面より1点 (142)、 鉄製品

として刀子が埋土上位より1点 (161)出土している。

S197Bについて、残存部より推淑1さ れる平面形は隅丸長方形を呈すると思われ、規模は北西・南東壁長

で約4m、 北東。南西壁長で約3,7mを 測る。主軸方位はN-51° 一Eで、床面積は推定14.3∬ である。 S197

Aに より残存しない南東壁を除いて、壁はほぼ直角に立ち上が り、壁高は50～ 70cmを 測る。埋土は 5層 に

細分されるが、すべての層においてマサ土を起源とした上で、中位から下位層においてはブロック状の土や

炭化物が混入しており、また遺構西側には廃棄されたと思われる炭化材が残存していることから、人為的に

埋め戻された可能性が高い。床面は平坦で堅く締まり、貼床が遺構西側に施されている。また、柱穴と思わ

れるピットが北西壁際に1基 と南西壁際に 2基確認された。

カマ ドは北西壁の北西側に付設されているが、カマ ド本体の遺存状態は不良である。燃焼部は径約30cm

の円形を呈し、皿状に窪んでいる。被熟範囲はそれより二周 り程大きく、径約50cm、 厚さ約15cmの橙色焼

上が広がる。また燃焼部焼土の北側には、掘 り込んで据えられた土製支脚 (RH 2)が 残存 している。袖部

は遺存しないが、カマ ド中央から南方向にかけて自然石が数個散在していることから、それらが芯材に用い

られたものと思われる。また、芯材の抜き取 り痕が壁際に楕円形のものと、燃焼部両脇に溝状のものと、左

右対称に検出された。煙道部はS198に切 られているため詳細は不明であるが、残存部より推測すると到 り

貫き式で、長さは80cm以上、径30～ 35cmを 測 り、やや上り勾配で先端へ向かったものと思われる。

遺物は、土器は土師器の甕形土器片が11点 出土している。その内、カマ ド出土のRP l群が接合 し、 2個

体の奏形土器 (445。 446)と なった。その他、土製支脚としてカマ ドからRH 2(15)と RH l群 が接合したも

の (14)の 2点、板状鉄製品が埋土上位より1点 (162)、 釘状鉄製品が床面より1点出上している。

S198竪穴住居跡、S X W43鉄 生産関連炉跡

(第 222・ 223図 、遺物図版38'72・ 101・ 127、 写真図版167・ 235・ 258・ 287・ 307)

H区赤27(B)区北側の尾根頂部、ⅨB-3o。 3p・ 4o・ 4pグ リッドに跨って位置し、検出面はⅥ層で

ある。検出時の状況から、竪穴住居跡1棟 とその北西辺に別の遺構 と思われる張 り出しが確認できたため、

それらを把握できるよう断面ベル トを設定した。その後の精査において、断面ベル トを観察したが、切 り合

い関係は把握できなかったため、本竪穴住居跡に伴う棚状の張 り出しと考え作業を進めたが、底面に焼土の

広がりが確認され、またこの直下にカマ ド煙道部が構築されていることから、再度埋土断面を考察した結果、

本遺構を切る単独の炉跡 (S N44)で あると判断した。また精査終了間際において、本遺構南東壁の上半部

にも重複する遺構 S W89が確認されたが、調査員の認識が至らず、検出時期が遅かったため、その新旧関係

を把握できなかった。しかし、この周辺の本竪穴住居埋土中に少量の炭化物を確認していたため、これが S

W89に 伴う可能性は高く、本遺構より新 しい時期に構築されたものと思われる。

S198の平面形は隅丸方形を呈し、規模は一辺約3.5mを 測る。本遺構にはカマ ドが 2基遺存 してお り、

北東壁に遺存するものをカマ ドA、 北西壁に遺存するものをカマ ドBと した。主軸方位はカマ ドAではE―
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S197A・ B

A
――― H‐462m

o                  2m

S197Aカ マ ド

a 
■‐468m

S197A
l.25Y5/4(黄 褐)

しまり有、粘性無
2.25Y7/4(浅 黄)

しまり有、粘性無
3.25Y6/4(に ぶい黄)

しまり有、粘性無
4.25Y5/4(黄 褐)

しまりやや有、粘性無
5 25Y4/3(オ リープ褐)

しまりやや有、粘性欠
6 25Y8/4(淡 黄)

しまり欠、粘性無
7.25Y7/4(浅 黄)

しまり有、粘性無、

明黄褐色土プロック少量
8.25Y6/4(に ぶい黄)

しまり有、粘性無、
焼土プロック微量

9,25Y4/6(オ リープ掲)

しまり・粘性有、
カマ ド構築土

10.25Y7/4(浅 黄)

しまり有、粘性欠、姑床
S197B
ll.25Yy3(淡費)

しまり欠、粘性無
12.25Y7/6(明 責褐)

しまり有、粘性無
13 26Y4/4(オ リープ褐)

しまり有、粘性やや有、
炭化物少量

14.2う Y7/4(浅 黄)

しまり'粘性欠
15.25Y6/4(|こ ぶい黄)

しまり有、粘性無

日
導ｏｗ＝四
十
釧
―

B
S197A カマ ド
1.10YR6お (明黄褐)しまり欠、粘性有
2 25Y7/4(浅 黄)し まり・粘性欠、

費褐色土・焼土プロック少量
25Y4/4(オ リープ褐)しまり極めて有、粘性有
25Y5/4(責 褐)し まり極めて有、粘性やや有
25Y6お (明黄褐)しまり極めて有、粘性やや有、

黄褐色土プロック混入
25Y5/6(黄褐)し まり 粘性有
25Y3/3(暗 オリープ褐)し まり極めて有、粘性右
10YR5/8(黄褐)し まり極めて有、粘性有
10YR4/6(褐 )しまり極めて有、粘性有
26Y4/4(オ リープ褐)し まり・粘性欠
26Y″4(浅黄)しまり'粘性欠
5YR7/4(1こぶい橙)燃焼部焼土

b~  S197B 
カマ ド

1 25Y6/4(に ぶい黄)しまり。粘性欠
2.25Y4/3(オ リーブ褐 )

しまりやや有、粘性有、炭化物微量
3.10YR4/6(褐 )し まり。粘性有、

黄褐色土プロック少量
4.10YR5/8(黄 褐)

しまり極めて有、粘性有、焼土粒少量
5 25Y5/6(黄 褐)しまりやや有、粘性欠
6.26Y4/4(オ リープ褐)

しまり'粘性有、焼土粒・炭化物微量
7.5YR6/6C橙 )燃焼部焼土

6.
7.
8.
9

10.

11

12.

S197Bカ マ ド

C H=461m e H‐455m           =二

ー

0           50c血

第221図 S197A・ B竪穴住居跡
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38° 一N、 カマ ドBで はW-44° ―Nで、床面積は9.5∬ である。壁は鋭角的に立ち上がり、壁高は約100～

50cmを 測 り、最深部の北隅から南方向に進むに伴い減少する。埋土は24層 に細分されるが、堆積状況から

中～下位は人為的に埋め戻された可能性が高い。床面は平坦で堅く締まり、南東壁と2基のカマ ドを除いた

部分に壁溝が巡らされている。北東・南東壁沿いにそれぞれ 2基ずつ柱穴が確認された。また、遺構東隅に

は約60× 50cm、 厚さ約 3cm程の炭化物の広が りが確認できる。炭化物は各々 1～ 3cm程の塊で、形を成

す材等は見られず、この直下の底面に被熱痕跡が見られないことから廃棄されたものと思われる。またこれ

を鑑定した結果、クリであることが判った。

カマ ドAは北東壁の東寄 りに付設されてお り、検出時の状況は明褐～黄褐色土が小規模に広がっていた。

精査の結果、本体部はほとんど遺存せず、燃焼部のみが確認できる。燃焼部はほぼ平坦で、径約40cmの 円

状ににぶい橙色焼土が広がる。この両脇には溝状の掘 り込みが確認でき、袖部の芯材の抜き取 り痕と思われ

る。また、燃焼部のほぼ中央とその北東側には径約 5cmの ピット2基が確認でき、支脚痕と思われる。煙

道部は到 り貫き式で、奥行約100cm、 径約35cmで、ほぼ平坦に先端へと向かう。煙出部は径約35cm、 深さ

約HOcmで、垂直に掘 り込まれている。

カマ ドBは北西壁の西寄 りに付設されており、検出時の状況はカマ ドA同様、明褐～明黄褐色土が拡がっ

ていた。精査の結果、本体部は遺存せず、燃焼部のみ確認できる。燃焼部はほぼ平坦で、径約40cmの 円状

ににぶい赤褐色焼土が広がる。この両脇には袖部の芯材の抜き取 り痕と思われる溝状の掘 り込みが確認でき

る。また、燃焼部焼土西側には径約 5cmの 支脚痕と思われるピットが確認された。煙道部は判 り貫き式で、

奥行約120cm、 径約30cmで、先端に向かってやや下 り勾配である。煙出部は径約25～ 30cm、 深さ約85cmで、

垂直に掘 り込まれている。

本遺構のほぼ中央部の精査時において、少量の鍛造剥片が視認され、その西側に約60× 15cmの 自然石

(Sl)が横位 していたことから、これを鉄砧石と考え鍛錬鍛冶施設を想定して精査を行った。結果、 SX

W43と その東側にKl、 その西側にK2が確認された。Klの平面形はやや歪んだ楕円形を呈し、規模は約

40× 25cmで ある。この西側には径約15cm、 深さ 3～ 4cm程の小ピットが取 り付いている。Klの断面形

は皿状を呈し、深さは約 5cmを 測る。埋土は人為的な明黄褐色上の単層である。底面は締まりがある。K

2は上述のSlの残存状態から、これを据え置 くための掘 り方と考えた。しかしSlを観察した結果、敲打

痕が見られないことから鉄砧石とは考えられず、また、近接するカマ ドBの散乱した構築土上にSlが存在

することから、 Slと K2の関連性は認められない。K2の平面形は楕円形を呈し、規模は約45× 35cmであ

る。断面形は浅い皿状を呈 し、深さは約 4～ 5cmを 測る。埋土は黒褐色土の単層である。底面は締まりが

ある。

S X W43の 平面形は円形を呈し、規模は径約40cmである。断面形は平底鍋形を呈し、深さは約10cmを測

る。埋土は黒色土がほとんどで、一部上位に黄褐色土が堆積 している。埋土中及び底面付近において少量の

鍛造剥片を確認できた。底面は平坦で極めて堅く締まり、中央から北側壁にかけて淡橙色の酸化焼土が広が

るが、還元焼土は確認できなかった。また、北東側には径約15～ 20cm、 深さ約 5cmの小ピット(PPl)、

西側にも径約15cm、 深さ3cm程度のS XW43に 向かって下 り勾配のピット状のもの (PP2)が付属して

いる。これらの位置関係及び深さから、羽日の装着痕の可能性が考えられる。

以上の 2基の羽口装着痕から、 S XW431よ 2時期において使用された可能性がある。またKl・ 2は位置

関係及び深さから鉄砧石の設置痕と思われ、それぞれ伴うものと考えられる。更に 2基あるカマ ドとの位

置・空間から、① S XW43・ P Pl・ K2・ カマ ドB、 ② S XW43'PP2・ Kl・ カマ ドA のセット関係
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S198炭化物集中区

ことH‐463m    二

0           1m

S198 炭化物集中区
1.25Y7/6(明 責褐)

しまり有、粘性欠
2 10YR1 7/1(黒 )

しま りやや有、粘性有、

炭化物層

d

A H言465m
B

S198カマ ドA
a H‐

468m

o                 2m

b

S198カマ ドB

C H=4611m

S198
1.25Y4/2(暗 灰黄)し まり 粘性欠
2 25Y6/4(1こ ぶい責)し まりやや有、粘性欠

3 25Y6/4(1こ ぶい黄)し まりやや有、粘性欠

4.25Y5/4(黄 褐)し まり有、粘性欠、災化物少量

5.25Y7/4(浅 黄)し まり有、粘性欠

,:多爵影:解手笹歩指言[gぢ軍準着告金性有、炭化物少量
8 25Y7/4(浅 黄)しまり有、粘性やや有
�鋸聯 躍葬額と与島PCまサ粋粘は、角ヒ嚇量
洸鶏 腔ξ記、姜言優豫 雑桂韓ゃ称脚ヒ物罐
泳鋸¥統 綴婁矧しまη幕筆砦各継是興

色観入

ほ鋸紐 悽謝慶ηギ基程半導響角ヒ婢量
監:驚完楼冦)｀壱動碁!純紺

欠

丑9F路慮解電乱、姜言とまサ驚籍有、粘性欠、炭化物微量
微4譴91聟雪瑠)習れ鷲轡続物妊
貌:9爵誘解蚕夜婆ヤL望箸?悪程災1豊径

S198 カマ ドA
l.10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり有、粘性欠

争踊 馳ヒ葵言与ぞ;務鱗f焼坤 嚇
::縄免嬬部歌ヒ≧ちi線、支脚の抜き取噸
7.5YR7/4(に ぶい橙)燃焼部焼土

S198 カマ ドB
l 10YR6/6(明黄褐)し まり欠、粘性有

ζ:〔晨駕伊4(協覇宅ガ名S醒匿留秘輩鵡 _炭化物少量
4.75YR3/4(暗 褐)し まり'粘性極めて有

::“義雪窓 1躙 笹 ナ窪漱紫 i粘性有、焼土粒・厠 ヒ物微量

7.5Y酌 /4(にぶい赤褐)燃焼部焼土

o             50cm

― ―

第222図 S198竪穴住居跡 。SXW43鉄生産関連炉跡 (1)
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SXW43

01
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四

|

A H_456m SXW43
1 25Y7/6(明 黄掲)し まり有、粘性欠
2 25Y2/1(黒 )し まり 粘性有
3 5YR8/4(淡 橙)し まり極めて有、粘性無
Kl
4.25Y7ん (明黄褐)し まり有、粘性欠

K2
1 10YR2ル (黒褐)し まり有、粘性やや有

0                     50cn

第223図 S198竪 穴住居跡 。SXW43鉄 生産関連炉跡 (2)

が推測される。しかし、カマ ドBが S X W43に近接することから、カマ ドBと S XW43が同時存在 していた

かという点には疑問が残ることから、③ S xw43・ PPl・ K2・ カマ ドA、 ④ S XW43。 PP2・ Kl・ カ

マ ドA、 ⑤カマ ドB というように、住居の使用時期が 3時期に渡る可能性も考えられるが、いずれにして

も、これらの新旧関係を把握できる材料はなく、詳細は不明である。

遺物は、土器は土師器の甕形土器片が埋土中から数点と床面出土のRPl・ 2・ 3の 3点 (447・ 448'449)

が出土したのみである。その他、砥石が坦上下位から 1点 (178)と 床面のS5'6が接合 した 1点 (179)の

合計 2点が出土した。また、羽日が埋土中から数片とカマ ドA煙道内より1点 (143)、 鉄鏃が埋土上位より

2点 (163・ 164)と 不明鉄製品が埋土中より2点、鉄塊系遺物が埋土中より1点、鉄津が埋土中及びカマ ド

Bよ り少量、鍛造剥片と鉄津が S XW43よ り少量出土 した。

S199竪穴住居跡 (第224図 、遺物図版34、 写真図版168。 233・ 325)

H区赤27(A)区南側の尾根頂部、ⅨB-6nグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。平面形は歪な隅九

長方形で、規模は長辺2,7m、 短辺約2.5mを 測る。主軸方位はN-44° 一E、 床面積は3.2だ である。壁は北

西・南東壁では鋭角的に立ち上がるが、南西・北東壁では緩やかに立ち上がる。壁高は北西壁で約80cm、

北東・南西壁で約60～ 70cm、 南東壁で約50cmを測る。埋土は21層 に細分され、各層位の状況か ら人為的に

埋め戻されたものと思われる。また、遺構南西側の埋土中位 (16層 )に は貝層が形成されてお り、規模は0.9

だ、層厚は最大約15cmである。貝層は認識できる部分で廃棄が12単位 。9層 に細分された。主にイガイ科

の一種で構成されており、 1層は破砕した貝片がやや多 く含まれる混貝土層、 2～ 8層は残存状態の良好な

貝で構成される純貝層、 9層 は比較的残存状態の良好な貝と破砕片が多 く含まれる混土貝層となる。詳細に

ついては第二分冊を参照されたい。床面はほぼ平坦で堅 く締まり、貼床が東側の大半に施されている。

カマ ドは北東壁のほぼ中央に付設されている。カマ ド周辺床面の精査過程において、調査員の指示が至ら

に
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Si99 S199
1.25Y6/4(1こ ぶい黄)し まり極めて有、粘性欠
2 25Y5/4(黄 褐)し まり有、粘性やや有
3 25Y6/3(1こ ぶい黄)しまり有、粘性やや有
4.25Y4/4(オ リーブ褐)しまり 粘性有
5 25Y3浴 (暗 オリーブ褐)しまり極めて有、粘性有、

黄橙色土プロック混入
6 25Yν4(黄褐)し まり極めて有、粘性無
7.25Y73(オ リーブ褐)しまり極めて有、粘性やや有、

炭化物少量
8.25Y5/4(黄 褐)しまり極めて有、粘性有
9,25Y5/3(黄 褐)しまりやや有、粘性無
10.26Y3/1(黒 褐)しまり極めて有、粘性やや有、炭化物中量
11 25Y7/4(浅 黄)しまり極めて有、粘性無
12.25Y6/3(に ぶい黄)し まり極めて有、粘性欠
13 25Y″ 3(浅黄)しまり有、粘性欠、暗オリーブ褐色土混入
14.宏W5/4(黄褐)しまり有、粘性やや有、炭化物微量
15 2鶴′乞 (黒褐)し まり極めて有、粘性有
16.貝 層
17 25Y4/4(オ リーブ褐)しまりやや有、粘性有
18.25YV](オ リープ褐)し まり極めて有、粘性有
19 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無
20.10YR5/3(1こ ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無
21.25Y7/4(浅責)しまり極めて有、粘性無
22.25Y6/4(に ぶい黄)しまり有、粘性欠、貼床

S199 カマ ド
1.10YR6/3(にぶい黄橙)しまりやや有、粘性無
2 10Y酌/3(にぶい黄掲)しまりやや有、粘性無

S199カマ ド

0             50clll

A

A H=472m

S199 貝層

日
「卜や＝Ｈ
　
Ｉ
釧
―

0101

皇 (窒捧6上 二窪酔  ◇8

b      a              b      aシ

Nol                 No2                 No3                 NoИ

01            ℃
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Noう

0                            2m

学
/学 /▼/理

No6
a Hi46Bm b C  H‐469m

0                   50cm

第224図 S199竪 穴住居跡

No9

S199 貝層
1.混貝土層
2a～ c.純貝層
3a～ b.純貝層
4.純貝層
5 純貝層
6.純貝層
7 純貝層
8.純貝層
9 混土只層

d

〇
|
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なかったため床面を掘 り過ぎてしまい、袖部・燃焼部等を確認することができず、詳細は不明となってしま

った。残存する煙道部については、長さ約115cm、 径約25cmの判 り貫き式で、先端に向かって概ね平坦で

ある。煙出部は径約35～ 40cm、 深さ約60cmを 測 り、煙道部より深 く掘 り込まれている。また、煙出部の埋

上下位中には約15～20cm大の自然石 2個が検出されたが、住居本体同様、廃棄されたものと思われる。

遺物は貝層出上の動物遺存体の他、土師器の奏形土器片が 6点出土したのみで、RP lと カマ ド内出上の

破片が接合した (257)な どがある。その他、鉄津がRMl・ 2の 2点 と貝層中より微量出土した。

S l102竪穴住居跡 (第225図、遺物図版100、 写真図版169・ 287)

H区赤27(A)区の東側斜面、ⅨB-10j。 10k・ 1l j。 1l kグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。本遺

構は調査開始以前に設けられた木材伐採・搬出用の重機道により、遺構東側の大半が削平されている。検出

時の状況及び重機道によって切 られた断面の観察から、本遺構 と南西側に隣接するS1103と の直接的な重

複がみられなかったため、本遺構の精査を先行した。しかし、カマ ドの精査に臨んだ際、煙出部が検出でき

なかったため、 S1103の精査を行ったところ、これに伴う棚状施設が確認され、本遺構のカマ ド煙出部が

棚状施設に切られる形で検出された。これにより、本遺構はS1103よ り旧いものと思われる。

残存部より、平面形は隅丸方形または隅丸長方形を呈すると思われる。規模は西壁で約 3m、 一部残存す

る北・南壁で約1.7mを 測る。主軸方位はN-80° 一Wで、床面積は4.1だ 以上と推測される。壁は鋭角的に

立ち上が り、壁高は山側の西壁で約75cm、 北・南両壁で約30～ 40cmを 測る。埋土は12層 に細分され、斜面

上方から流入した自然堆積と思われる。床面はほぼ平坦で堅く締まり、貼床が東谷側に施されている。

カマ ドは西壁の南寄 りに付設されているが、遺存状態は悪い。天丼部・袖部の痕跡はなく、燃焼部のみが

確認された。燃焼部は平坦で明褐色の被熟部分がみられるが、径約10cm、 厚さ数mm程の微弱な円形の広

がりであった。燃焼部の両脇には溝状の、その東側には円形の浅い掘 り込みが左右封称に認められたが、お

そらく芯材の抜 き取 り痕と思われる。煙道部は奥行約105cm、 径約25cmの制 り貫き式で、やや下 り勾配で

煙出部へと繋がる。煙出部は径約30cmで垂直に掘 り込まれている。また深さは、前述の通 り、 S1103棚状

施設によりその一部を切られるが、検出面から105cm以上と推測される。

出土した遺物は少なく、土器は土師器の奏形土器片 2点 と郭形土器片 1点が埋土中から出上した。その他、

砥石としてカマ ド近 くから出土したSl(166)がある。

S1103竪穴住居跡 (第226図、遺物図版34・ 100、 写真図版169・ 233・ 287)

H区赤27(A)区の東側斜面、ⅨB-10k・ 101グ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。本遺構は調査開

始以前の木材伐採及び搬出時に設けられた重機道によって、遺構東側の大半が削平されている。検出時の状

況は、黒褐色土の不整なプランが大きく広がっていたため、竪穴状遺構 2棟の重複と考えたが、精査の結果、

竪穴住居跡 1棟 とその斜面上方に棚状の遺構 と土坑 (Kl)が確認された。検出時当初、Klは単独の土坑

と考えたが、棚状部分と共通に設定した断面ベルトから、棚状部分に伴うものであることが判明した。棚状

部分は等高線と平行して構築されているが、竪穴住居跡の壁の辺は、等高線に直交も平行もしない、つまり

45° 傾いた状態で構築されている。そのため、竪穴住居跡と棚状部分は別々の遺構と考えたが、共通に設定

した埋土断面の状況から、両者はお互い伴うものであると判断した。また前述の通 り、本遺構はS1102よ

り新 しく、本遺構を壊す形で S N46が構築されていることから、本遺構よりS N46が新 しいと思われる。以

上により、新旧関係は (新)S N46→ S1103→ S1102(旧 )と なる。

残存部分より、 S1103本体部分の平面形は隅丸方形または隅九長方形を呈すると思われ、規模は一辺 3

～ 4m以上が推測される。主軸方位はN-30° 一Wで、床面積は6.3だ が残存する。残存する壁は鋭角的に
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S1102
1 25Y3/2(黒 褐)しまり欠、粘性極めて有、

S1103棚 状施設埋土

2 25Y4/4(オ リーブ褐)し まり欠、粘性有
3 25Y4/3(オ リープ褐)し まり 粘性やや有
4.25Y5/4(黄 褐)し まり有、粘性やや有

5 25Yν 4(にぶい黄)し まり有、粘性やや有
6 25Y5/3(黄 褐)し まり有、粘性やや有
7.25Y3/3(暗 オリープ褐 )し まり ,粘性有
8 25Y7れ (浅黄)し まり有、粘性欠
9 25Y4/3(オ リーブ褐)し まり ,粘性欠、

炭化物微量
10 25Y5/4(黄 褐)し まり欠、粘性やや有
H 25Y76(オ リーブ褐 )し まり有、粘性極めて有
12 25Y″ 4(浅黄)し まり右、粘性やや有
13 25Y6/4(に ぶい黄)し まり 粘性やや有、貼床

S1102 カマ ド
1 25Y5/3(黄 褐)しまり 粘性やや有
2 25Y6/3(に ぶい黄)し まり ,粘性有
3 10YR5ん (黄褐)しまり極めて有、粘性有、

天丼部崩落土
4 10YR2/3(黒 褐)しまり 粘性有、

焼土粒 炭化物混入
5 25Y7/3(に ぶい黄橙)し まり 粘性有
6 10YR3/2(暗褐 )し まり 粘性有、炭化物少量

7 10YR2/1(黒 )しまり極めて有、粘性有
8 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり 粘性有〇

|

重機道

日
∽
ｇ
＝
Ｈ

Ｉ
てう―
「

」生― H‐406m
S1102カマ ド

ー  H‐41lm

0                 2m

第225図  Sl1 02竪穴住居跡

立ち上が り、壁高は50～ 80cmを 測る。本体部・棚状部分を含めた埋土の状況は、斜面上方より流入した自然

堆積と思われ、14層 に細分される。床面は平坦で堅く締まり、斜面下方の西側に貼床が施されている。また、

南側には径約30cm、 深さ約45cmの ピットが 1基検出された。棚状施設は本体部の斜面上方に位置し、北―

南方向に延び、やや弓状を呈する。前述の通 り、棚状部分はS1102を切っていたものと思われるが、調査

員の考察が至らなかったため、精査の順序が前後したことにより、その北端の詳細は不明となってしまった。

その北端の一部はS1102西 一東断面ベル トから推定することができ、Klと 接する南端までの推測される

長さは550cm以上で、幅は約40～50cmを 測る。壁は山側に向かって鋭角的に立ち上が り、壁高は約50cmを

測るが、谷側には壁はなく、本体部に向かってなだらかに下る。明確な棚状部分は、北側は調査の進行 ミス

によって詳細は不明、南側はKlと 接することにより途切れるが、Klの南側にも不明瞭な幾分緩い傾斜を

もった範囲が続いている。これは自然崩落による窪み、またはその辺 りを当時の人間が頻繁に移動したこと

によってできた窪みの可能性が考えられる。 Kllこ ついて、平面形は楕円形を呈し、山側は崩落したためか

幾分開ける。規模は開口部約170× 140cm、 底部約135× 110cmを 測る。深さは最深部の山側では約50cm、

棚状施設と接する北側では約35cm、 住居本体に最も近い谷側では約20cmを 測る。

カマ ドは北西壁に付設されているが、遺存状態は悪く、燃焼部のみ確認された。燃焼部に明確な窪みはな

く、約50× 40cmの にぶい橙色焼土が楕円形に広がる。その周囲には、袖部の芯材の抜き取 り痕と思われる
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ピットが 3基検出された。また、カマ ドの東側においてRP lが出土したが、支脚として用いられた可能性

が考えられる。煙道部は判 り貫き式で、奥行約140cm、 径約25～ 30cmを 測 り、ほぼ平坦に先端へと向かう。

煙出部は山恨1の棚状施設から本体部へと繋がるなだらかな部分に垂直に掘 り込まれており、その一部はSN
46に よって切られている。規模は径約30cm、 深さ約80cmで、煙道部底面より深く掘 り込まれている。

遺物は、土師器は奏形土器片約20点 と郭形土器片数点、須恵器片数点が出土している。主なものとして、

奏形土器は、カマ ド近 く出土のRP lの 403、 棚状部分の埋土中位出土の 2片が接合 した404、 S1104の RP

lと 棚状部分の埋土上位出上の破片が接合 した406、 郭形土器は、棚状施設の埋土中位出土の破片が接合し

た405な どがある。その他、砥石が棚状部分の埋土中位より1点 (167)、 磨石が床面より2点 (168。 169)、 鉄

津が埋土下位より微量出上している。

S1104竪穴住居跡、S X H12廃 上場 (第227・ 228図 、遺物図版34・ 36・ 101、 写真図版170・ 233・ 234・ 287)

S1104は、H区赤27(A)区中央の尾根頂部、ⅨB-71・ 7m。 8mグ リッドに跨って位置し、検出面は

Ⅵ層である。本遺構南東壁の精査過程において、重複するS N59を検出したが、その新旧関係は不明である。

また、本遺構 も赤27(B)区中央尾根頂部のもの同様、掘 り込みが浅く、北西側の大半で壁が立たない。残

存部より、平面形は隅丸方形または隅丸長方形を呈すると推測される。規模は遺存する南西壁で約6.3mを

浪1り 、一部残存する北西壁から4m以上と推測される。主軸方位はS-57° 一Wで、床面積は17.4笛 以上が

推測される。残存する壁はほぼ直角に立ち上が り、壁高は南西壁で最大約70cmを 測るが、その他は北東方

向に向うに従い減少する。埋土は 4層 に細分される自然堆積と思われる。床面は平坦で堅く締まる。

カマ ドは南西壁のほぼ中央に付設されており、遺存状態は比較的良好である。袖部は自然石を立位の状態

で芯材として使用 しており、ほぼ左右対称に配置されている。また、その上部には同じく自然石を架構に用

いて、天丼部を構成している。それらの内面は被熱の痕跡が著しく、外面にのみ黄褐色粘土で構築されいる。

燃焼部には、約50× 35cmの不整な円形の明赤褐色焼土が広がる。燃焼部焼土と遺存する袖部の芯材の位置

関係から、カマ ドの手前側にもう 1組程、天丼・袖部を構成する石組みがあった可能性が考えられるが、そ

れに該当する抜き取 り痕や崩落した自然石等は確認できなかった。煙道部は到 り貫き式で、その横断面形は

方形に近 く、一辺約40cm、 奥行約120cmで 、若干下 り勾配で先端へと向かう。煙出部は径約30cm、 深さ約

loocmで垂直に掘 り込まれている。

出土遺物の大半は、土師器の奏形土器片で、約25点出上している。その内、床面出土のRPlと S1lo3棚

状部分の埋土中位出土の破片が接合 (406)し た。その他、埋土中より磨石が 1点 (170)出 上した。

S X H12は S1104の北側の斜面部に位置し、検出面はⅣ・Ⅵ層である。検出時の状況から、人為的に埋

め戻された竪穴住居跡と考えたが、精査の結果、斜面上方から廃棄された廃土の広がりであることが判った。

またこの位置的状況から、尾根上のS1104ま たはS1105の 掘削時の廃土と考えられる。平面形は歪な長楕

円形で、規模は約14× 4m、 厚さは最大で約80cmを測る。層位は上位のマサ土、中位の暗褐色土、下位の

褐色土に大別できる。

遺物は土師器片が約10点出土したのみで、土師器の奏形土器の埋土中位出上の (424・ 425)な どがある。

S1105竪穴住居跡 (第229図、遺物図版35。 101、 写真図版170・ 233。 287)

H区赤27(A)区尾根頂部のほぼ中央、ⅨB-8k・ 81・ 9k。 91グ リッドに跨って位置し、検出面はⅥ層で

ある。本遺構の東半部には、平成10年度試掘調査時の トレンチが北東―南西方向に掘削されており、それに

より北東。南西壁の一部は残存 しない。平面形は隅丸方形を呈 し、規模は一辺約 4mを測る。主軸方位は

S-53° 一Wで、床面積は14.0∬である。壁は鋭角的に立ち上が り、壁高は山側の南西壁で最大の約70cm
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S1103カ マ ド

0        50m

日
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S1103 カマ ド
1.10YR5/8(黄褐)し まり 粘性有
2 25Y6/4(に ぶい黄)しまりやや有、粘性欠
3.10YR5/6(黄褐)し まり 粘性極めて有
4.10Y恥ん (黄褐)し まり'粘趣極めて有、

焼土プロック少量
5.25Y5/4(責 褐)しまり・粘性欠
6.10YR3/4(暗褐)し まりやや有、粘性有
7.25Y6/4(に ぶい黄)し まり'粘性有
8.10Y馳/4(褐)しまり有、粘性極めて有
9. 10YR3/3(暗褐)しまり'粘

'生

有、
焼土粒少量

10,10YR3/3(暗 褐)しまり・粘性有
n.燃焼部焼土

Si103 Kl
H=417m

0           1m

S1103 Kl
l.25Y4/4(オ リープ褐)しまり有、粘性やや有
2.25Y3/3(暗 オリープ褐)しまりやや有、粘性声
3.25Y5/4(黄 褐)しまりやや有、粘性有
4.2うY3/3(暗 オリーブ褐)しまり欠、粘性有
5.25Y6/4(に ぶい黄)し まり有、粘性欠
6.25Y7/4(浅 黄)しまり有、粘性久
7.25Y4/3(オ リープ褐)し まり有、粘性やや有

d

01

S1103
1.10YR2/2(黒褐)しまり,粘性有
2 10YR4/4(掲 )しまり・粘性有
3 10YR3/4(暗 褐)しまり,粘性有
4.10YR5/4(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性有
5 10YR4/4(褐 )し まり。粘性有、炭化物少量
6.10YR4/2(灰 黄褐)しまり 粘性有
7 10YR2/3(黒褐)しまり・粘性有、皮化物少量
8.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性有
9 10YR3/2(黒褐)しまり・粘性有、

にぶい責褐色土プロック・炭化物混入
10 10YR2/2(黒 褐)しまり・粘性有、炭化物少量
11 25Y4/3(オ リーブ褐)し まり。粘性有
12.26Y3/3(暗 オリープ褐)しまり 粘性有
13 25Y5/3(黄 褐)し まり欠、粘性やや有
14.25Y4/6(オ リープ褐)し まり極めて有、粘性有、

黄掲色上ブロック混入
15.26Y6/4(に ぶい黄)しまり有、粘性欠、貼床

第226図 SH 03竪 穴住居跡

H‐ 426m

E
――― H=ЦX9m

0                2m
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9227図 Sl1 04竪穴住居跡(1)
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S1104カマド

〇
|

A H=440m

S1104 カマ ド
1 10YR5/6(黄 褐)し まり 粘性やや有
2.25Y7/4(浅 黄)し まり 粘性有
3.10YRν 4(に ぶい黄褐)しまりやや有、粘性有
4.イ丼 R4/6(褐 )し まり・粘性有
5.26Y6//4(に ぶい黄)し まり'粘性有
6.10YR5/3(に ぶい黄褐)し まり・粘性有、炭化物少量
7 25YR6/6(橙 )焼土ブロック
8.10Y恥/6(黄褐)し まり・粘性有
9 10YR6/8(明 黄褐)し まり'粘性極めて有
10.10YR5/8(責 褐)し まり 粘性極めて有、カマ ド構築土
11 10YR5/6(黄 褐)し まり'粘性極めて有、天丼部構築土
12 Z5Y6/3(に ぶい黄)し まり有、粘性やや右
13.25Y6/4(に ぶい黄)し まり・粘性やや有
14 5YR5/8(明 赤褐)燃焼部焼土

，
‐‐
ド
ぃ
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‐、ｈ
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ド
ぃ
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〇
|

C
―一 H=457m

第228図 S1104竪穴住居跡 (2)・ SXH12排土場

0      5Clcll

SXH12
1.10YR2/3(黒褐)しまり欠、粘性有
2.10YR6/6(明黄褐)し まり欠、粘性無
3 10YR3/4(暗褐)し まり'粘性やや有
4 10YR4/4(掲 )し まり有、粘性やや有
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を測 り、その他の壁は北東方向に向かって徐々に低 くなる。埋土は17層 に細分されるが、各層の状況や混入

上の様子から、人為堆積の可能性が考えられる。遺構中央の埋土中位から獣骨片が、また遺構北隅近くでは、

埋土下位より約40× 10cm程の炭化材が検出された。この炭化材は鑑定の結果、クリであることが判った。

床面は平坦で、締まりが認められる。床面施設等は検出されなかった。

カマ ドは南西壁のやや南寄 りに付設されている。天丼部・袖部は遺存 しないが、自然石が立位の状態で遺

存することから、芯材に用いられたものと思われる。また、検出時散在していた数個の自然石もこれらに使

用された可能性が高い。燃焼部は約70× 60cmの 精円形を呈 し、皿状に窪んでいる。その中央には径35～

45cmの略円形の浅黄橙色焼土が広が り、その厚さは約 5cmを 測る。燃焼部の南西方向には径15cm程のピ

ットが確認でき、支脚痕と考えられる。煙道部は、試掘 トレンチによリー部上半部が崩落しているが、判 り

貫き式で、奥行約150cm、 径約30cmを 測 り、やや下 り勾配で煙出部へと繋がる。煙出部は径約25cm、 深さ

約90cmでほぼ垂直に掘 り込まれている。

遺物は、土器は総量で大 1袋程出土している。その大半は土師器の甕形土器で、主なものとして、カマ ド

出土のRP l(4H)、 RP8-1(408)、 RP8-2(410)、 RP13(413)、 RP 3と 埋土中出上の破片が接合 した (409)、

RP15と埋土中出上の破片が接合した (412)、 埋土中出土の (407)な どが挙げられる。土師器の郭形土器は数

点で、主なものは埋土上位出上の (414)、 床面出土のRP 2(461)な どがある。須恵器は甕形土器片 1点 (416)

が埋土中位より出上したのみである。その他、磨石が床面出上の S8(172)・ S9と 埋土中から2点 (171)

の計 4点、砥石が床面出上の S10の 1点 (173)、 羽口片が埋土中より1点出土した。また坦土中位より出土

した動物遺骸は鑑定の結果、種は不明だが、哺乳綱に属するものであることが判った。

S1107竪穴住居跡 (第230。 231図 、遺物図版35・ 101・ 127、 写真図版171。 234・ 287・ 307)

H区赤27(A)区南側の尾根上平坦部、ⅨB-5n～ 6oグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。本遺構

も赤27(B)区 中央尾根頂部の遺構同様、掘 り込みが浅 く、南東側に至っては壁が立たず、この周辺の地形

から人為的に改変された様子が見受けられることから、整地された可能性が高く、本遺構上面が削平された

ものと思われる。精査過程において、北西部分で炭化物の広がりを確認したため、個別に断面ベル トを設定

し作業したところ炭窯 (S W101)が切 り合っていることが判った。またこの S W101の精査後、方形の土坑

(S K267)の 重複も明らかになった。埋土断面の観察から、これら3基の遺構の新旧関係は (十 日)本遺構→

S K267→ S W101(新 )と なる。この他、北隅部分においてS1118と の重複も見られるが、平面プランより

本遺構がSI■ 8を切っていることが判った。また、遺構中央からやや南方向の部分において S K268が検出

された。当初は床面において確認できたため、本遺構より旧いもの、若しくは本遺構に伴う床面施設の可能

性が考えられたが、その規模・形態を他遺構 と比較。検討した結果、前者であると判断した。

平面形は隅丸長方形を呈し、規模は長辺約7.9m、 短辺約4.6mを 測る。主軸方位はW-35° 一Nで、床面

積は22.2∬ である。壁は鋭角的に立ち上が り、壁高は山側の北西壁で約50cmを測 り、その他は南東方向に

進むに連れ減少する。埋土は11層 に細分される自然堆積 と思われる。床面は概ね平坦で堅 く締まりがある。

床面施設として、西隅から北西壁及び南西壁沿いにかけて、幅約20cm、 深さ約5cm程の壁溝が確認された。

また、土坑Kl・ 2の 2基 と地床炉A～ Cの 3基、柱穴 Pl・ 2の 2基がそれぞれ検出された。Klは遺構

のほぼ中央に位置し、開日部径約60cmの円形を呈する。断面形は平底鍋形で深さは約30cmを 測る。北側に

おいてPlと重複が見られ、その平面状況からはPlの方が新しく、これによりPlは本遺構に伴う柱穴で

ある可能性は低 く、前述した本遺構廃絶後の整地時への関連が示唆される。また、P2は北西壁際に位置し

ており、本遺構に伴う可能性も考えられるが、Plと 同様の可能性も想定され断定はできない。K2は遺構
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第229図 S1105竪 穴住居跡

S1105
1.10YR2/3(黒褐 )

しまりやや有、粘性有
2.25Y8れ (淡責)

しまりやや有、粘性欠
3.25Y3/2(黒 褐)

しまりやや有、粘性有
4.25Y5/4(黄 褐)

しまり 粘性有
5,25Y7/6(明 黄褐)

しまり 粘性無
6 25Y5/4(責 褐)

しまり有、粘性やや有
7 25Y7/4(浅 黄)

しまりやや有、粘性欠
8 25Y7/4(浅 黄)

しまり有、粘性無
9 25Y6/4(に ぶい黄)

しまり・粘性やや有、
褐色土混入

10.25Y7/4(浅 黄)

しまり極めて有、粘性やや有
11 25Y3/3(暗 オリーブ褐)

しまり欠、粘性有
12.25Y74(オ リープ褐)

しまり・粘性有、炭化物微量
13.25Y8/4(淡 責)

しまり・粘性欠
14.25Y7れ (浅黄)

しまり・粘性欠
15.25Y6れ (にぶい黄)

しまり 粘性やや有
16.25Y7/4(浅 黄)

しまり有、粘性無
17 10YRγ 6(明黄褐)

しまり。粘性有、
カマ ド崩落構築土

18.10YR7/4(に ぶい黄橙)

しまりやや有、粘性無、貼床

笠 105 カマ ド
1 25Y7/6(明 黄褐)し まり久、粘性やや有
2.25Y7れ (浅黄)しまり,粘性欠
3 10YR5/8(責褐)し まり 粘性やや有
4.25Y6/4(1こ ぶい黄)しまりやや有、粘性欠
5 25Y5/4(黄 褐)し まり有、粘性やや有、焼土粒少量
6.25Y4/4(オ リープ褐)し まり'粘性有、焼土粒少量
7 25Y6/4(1こ ぶい黄)し まりやや有、粘性欠
8.10YR4/4(褐 )し まり極めて有、粘性有
9 25Y3//2(黒 褐)しまり・粘性有、炭化物少量
10 75YR5/6(明 褐)崩落焼土塊
11 25Y5/4(黄 褐)しまり。粘性有
12 25Y3ル (黒褐)しまり・粘性やや有
13.25Y4/4(オ リープ褐)しまり'粘性やや有
14 25Y5/4(黄 褐)しまり,粘性欠
15,75YR3/4(浅黄橙)燃焼部焼土

D

0      50clll

B

A
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SH 07

A H_470m

C
――― H‐守ユm

o                2m

S1107
1 10YR4//3(にぶい黄褐)SW101埋土
2 10YR5/3(に ぶい黄褐)SW101埋土
3 25Yν4(黄褐)SW101埋土
4 25Y4/4(オ リーブ褐)SW101埋土
5.10YR4/4(褐 )し まり 粘性有、にぶい黄橙色土微量
6.10YR2/2(黒褐)し まり・粘性有
7.10YR2/3(黒 褐)し まりやや有・粘性有
8.10YR2/3(黒 褐)し まり'粘性有、災化物微量
9,10YR2/3(黒 褐)し まり 粘性有
10 10YR2/2(黒 褐)し まり極めて有、粘性有、災化物微量
11.25Y7/4(浅 黄)しまり有、粘性やや有
12 25Y6/3(1こ ぶい黄)し まり有、粘性やや有
13 25Y5/4(責 褐)しまり・粘性有
14.25Y7/4(浅 黄)しまり有、粘性やや有
15.25Y73(オ リーブ褐)し まりやや有、粘性欠、壁溝

S1107カマ ド

―― H‐474m
b

o            50cm

第230図 S1107竪穴住居跡 (1)
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北側に位置し、開口部径約60～ 70cmの略円形を呈する。断面形は深底鍋形で深さは約35cmを 測る。この東

側に地床炉Aが位置してお り、その規模は約70× 40cmで 明黄褐～にぶい橙色焼土の不整な広が りである。

これらの位置関係から、鉄生産関連の施設の可能性が考えられるが、鍛造剥片。鉄津等は確認されなかった。

地床炉 Bは遺構南側に位置し、約120× 30cmの にぶい橙色焼上が不整に広がる。付近に30cm前後の自然石

(Sl)が残存 していることから、鍛錬鍛冶炉の可能性も考えられたが、鍛造剥片等は検出されず、 Slに も

使用痕跡は確認できなかった。地床炉 Cは遺構東隅近くに位置し、規模約130× 50cmで不整形に淡橙色焼土

が広がる。他の地床炉 2基同様、鉄生産に関わる鉄津 。鍛造剥片等は確認できなかった。

カマ ドは遺構北西壁の南寄 りに付設されているが、 S W101及 びS K267の重複によりその本体部分は遺存

せず、煙道・煙出部のみ確認できる。煙道部は到 り貫き式で、長さ約100cm、 径約45× 25cmで、ほぼ平坦に

先端へと向かう。煙出部は径約35～ 45cm、 深さ約75cmで垂直に掘 り込まれている。

遺物について、土器は土師器の奏形土器片が小袋で 1袋程出土しており、その内、埋土中出土の 2片が接

合した (417)の みである。その他、磨石 2点 (174・ 175)が床面及び埋土中から、不明鉄製品が埋土中から

2点、鉄鏃がRMl(158)と 床面から1点 (159)、 鉄滓が床面から微量出土した。

S,103竪穴住居跡 (第231図 、写真図版171)

H区赤27(A)区 の北端、ⅨB-10h・ 10iグ リッドに位置する。本遺構は調査開始以前に設けられた木材

伐採・搬出用の重機道により、遺構の大部分が削平されており、重機道削平面において燃焼部焼土を確認し

たことにより、本遺構の存在を認識した。精査の結果、埋土はほとんど残存せず、辛うじて南隅とそれに繋

がる南西・南東壁の一部と貼床範囲、カマ ド煙道部などが残存 しているのみである。南西壁の精査において

S K284が検出されたが、平面状況より本遺構を切っていることから、新しいと判明した。

残存部分より推測される平面形・規模は、一辺3.7m以上を測る隅丸方形または隅丸長方形と思われる。主

軸方位は S-34° 一Wで、床面積は推定15.6だ以上である。一部残存する南側壁は、鋭角的に立ち上がり、

壁高は約70cmを 測る。床面の状態は既に掘削されているため不明であるが、貼床が北東側に残存している。

カマ ドは南西壁の中央からやや北西寄 りに位置すると思われる。残存状態は極めて悪 く、燃焼部焼上の痕跡

のみ確認できる。燃焼部焼土は、被熱により橙色を帯び、約40× 30cmの楕円状に確認できるが、厚さは数

mm程度しか残存 しない。煙道部は径約30cmを 測 り、長さは残存部から約80cmが推測され、やや下 り勾配

で先端へと向かう。煙出部は径約30cm、 深さ約80cmで垂直に掘 り込まれている。

遺物は、貼床内より土師器の奏形土器片が 2点、鉄塊系遺物が 1点 と南東壁付近の床面より鉄津が少量出

土したのみである。

S1113竪穴住居跡 (第232図、写真図版172)

H区赤27(B)区北側の尾根頂部から東側斜面にかけての肩日、ⅨB-2q。 3q・ 2r・ 3rグ リッドに位

置し、検出面はⅥ層である。本遺構はS196、 S197A及 びS N43と 重複する。検出プランから、 S196及

びS197A煙 出部に切られており、またS N43は本遺構埋没後に形成された焼土遺構であることから、その

新旧関係は (新)S196・ S197A・ S N43→本遺構 (1日)と なる。以上の重複とその立地により、本遺構の残

存状態は悪い。

残存部及び貝占床範囲より、平面形は隅丸方形、規模は一辺約 4mが推定される。主軸方位はカマ ドがSI

96に 切 られていることにより詳細は不明だが、およそ南西方向にあり、床面積は8,6∬ 以上と推定される。

残存する壁は鋭角的に立ち上が り、壁高は約30cmを 測る。埋土は 6層 に細分され、各層位の状況から自然

堆積と思われる。床面は平坦で堅く締まり、遺構北隅と斜面下方側に貼床が施されている。

―-408-



Sl107 Kl

C H‐
4似m

3

S1107 Kl
l 10YR3/3(暗 褐)し まり'粘性やや有
2.10YR5/2(灰黄掲)しまり・粘性やや有、

灰黄褐プロック混入
3.10YRν 3(にぶい黄褐)

しまり・粘性やや有
4 10YR6/4(に ぶい黄橙 )

しまりやや有・粘性無

Si呵 07K2
e H‐465m      上

S1107 K2
1.10YR6/3(1こ ぶい黄橙)

しまりやや有、粘性無
2.10YR2/3(黒 褐〉しまりやや有、粘性無
3.10YRν 3(1こ ぶい黄橙)し まりやや有、

粘性無

0                       1m

Si1 08

A
一―― H=403m

o                            2m

SH 07引也床炉A

g H‐
4651n

ｄ
一

h

S1107 地 1末炉 B
I H=464m

Si1 07地床炉C
k H‐465m         ―L

1

Ы107 地床炉A
1 5YR5/8(明 赤褐)焼土
2.5YR6/3(に ぶい橙)焼土

S1107 地 床 炉 B
l.5YR6/4(に ぶい橙)焼土
2.5YR7/4(に ぶい橙)焼土

S1107 地 床 炉 C
l.5YR8/3(淡 橙)焼土

S1108
1 10YR7/6(明 黄褐)し まりやや有、粘性無、貼床

S1108 カマ ド
1 10YR6/6(明 責褐)し まり欠、粘性有
2 25Y7/4(浅 黄)し まり欠、粘性無
3.10YR3/2(黒 褐)し まり欠、粘性有、褐色土プロック混入

4 7評 R6/6(橙 )燃焼部焼土

0            50cm
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第231図 S1107竪穴住居跡 (2)。 S1108竪穴住居跡

B
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カマ ドは南西壁に付設されているが、前述の通 り残存状態は不良である。僅かに燃焼部の痕跡の赤褐色焼

土が残存 してお り、その被熱の厚さは約10cmを測る。その両脇にはそれぞれ小ピットが確認でき、袖の芯

材の抜き取 り痕と考えられる。煙道・煙出部については不明である。

遺物は極少量で、土師器の発形土器片が埋土中より1点出土したのみである。

S1113 Sll 1 3カ マ ド

SIユ 13
1.25Y6/6(明 黄褐)しまり 粘性有
2.25Y7/6(明 黄褐)しまり'粘性有
3 25Y5/4(黄 掲)しまり欠・粘性有
4 25Y4/4(オ リープ禍)しまり'粘性有
5.25Yν3(黄褐)しまり有、粘性やや有
6 25Y6/4(に ぶい責)しまり 粘性有
7.25Y5れ (黄褐)し まりやや有、粘性欠、貼床

S1113 カマ ド
1 10YR5/6(黄褐)しまり有、粘性やや有
2 25Y4/4(オ リープ掲)し まり有、粘性欠
3.5YM浴 (赤掲)燃焼部焼土

A H=457m

第232図 Sll13竪穴住居跡

S,114竪穴住居跡 (第233図、写真図版172)

H区赤27(B)区 南側の尾根上、ⅧC-20aグ リッドに位置し、検出面はⅣ層及びⅥ層である。本遺構北

西壁上半部においてS188と 重複するが、検出時の平面プランの状況から本遺構の方が旧いと思われる。煙

道部から北東壁においてもS K222と 重複しており、埋土断面の状況からS K222に切られていることが判明

した。南西壁において精査を行った際、埋土と壁の色調が酷似 していたため判断を見誤 り、壁を掘 り過 ぎて

しまったため、南西壁は断面ベル トより推定したものである。また、本遺構にはカマ ドが2基残存 してお り、

残存状態の比較的良好なものをカマ ドA、 不良なものをカマ ドBと した。

平面形は隅九長方形を呈 し、規模は長辺推定4.2m、 短辺約3.2mで ある。主軸方位はカマ ドAは N―

40° 一E、 カマ ドBは S-40° 一Wで、床面積は7.1∬ である。壁は鋭角的に立ち上が り、北西。南西壁の上

日
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半部は崩落のためかやや外傾する。壁高は北西・南西壁で約100～ 110cm、 北東・南東壁で約55～ 65cmを測

る。埋土は24層 に細分されるが、上位に黄褐～明黄褐色土、中・下位に褐～責褐色土と大別でき、各層位状

況から人為堆積の可能性が高い。床面はほぼ平坦で堅く締まり、貼床が中央部を中心に施されている。

カマ ドAは北東壁の東寄 りに付設されている。天丼・袖部の痕跡は確認できないが、左袖部分において自

然石が立位の状態で残存していることから、袖部の芯材として用いられたものと思われる。精査の結果、掘

り込んで据えられていたことが判ったが、内側に向かってかなり傾いており、崩落または破却によってこの

ような状態になったものと考えられる。燃焼部はほぼ平坦で、径約40cm、 厚さ約 5～ 6cmの明赤褐色焼土

が円形に広がる。煙道・煙出部は前述の通 りS K222に切 られているため、下半部のみ残存する。奥行約

110cm、 径約30cmが推測され、やや下 り勾配で先端へと向かう。カマ ドBは南西壁のやや西寄 りに付設さ

れているが、残存状態は不良で煙道・煙出部のみ残存する。南西壁を掘 り過ぎたため、奥行は推定150cm、

径約30cmの制 り貫き式で、ほぼ平坦で先端へと向かう。煙出部は径25cm、 深さ約125cmで垂直に掘 り込ま

れている。以上の 2基のカマ ドの状況から、カマ ドBか らAへの造 り替えが行われたものと推測される。

遺物は、土師器の破片が約10点 と鉄津がカマ ドAか ら1点出土したのみである。

S1118竪穴住居跡 (第234図 、遺物図版58、 写真図版173・ 247)

H区赤27(A)区南側の尾根頂部、ⅨB-5n・ 6nグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。本遺構は南

側部分で S1107と 重複しており、切 られている。またS1107同様、削平整地された可能性が考えられる。

残存部より、平面形は隅丸長方形を呈し、規模は一辺約3.5mを 測る。主軸方位はW-5° 一N、 残存する床

面積は12.7∬ である。壁はほぼ直角に立ち上が り、壁高は約20～ 50cmを 測る。埋土は10層 に細分されるが、

層位の状況から人為的に埋め戻されたものと思われる。床面は平坦で堅く締まり、貼床が中央から北東側の

大部分に施されている。床面施設として、西側の中央にKl土坑が検出された。平面形は楕円形を呈し、規

模は約100× 70cmである。断面形は平底鍋形をし、深さは約30cmを 測る。

カマ ドは遺構西壁の南寄 りに付設されているが、その一部はS1107の重複により損壊 している。右袖部

の芯材 として自然石 3個が立位の状態で用いられている。燃焼部は前述のS1107の重複により詳細は不明

だが、残存部から推定するに、ほぼ平坦で橙色焼土が径30cm以上の円形状に広がるものと思われる。支脚

痕は確認できないが、Kl底面より土製支脚が検出されており、本カマ ドで使用された可能性が高い。煙道

部は到 り貫き式で、長さ約140cm、 径約20cmで 、先端へ と向かってやや下 り勾配である。煙出部は径約

25cm、 深さ約80cmで垂直に掘 り込まれている。

出土した遺物はほとんど無く、前述のKl底面より出土した土製支脚 1点 (12)のみである。

S1136竪穴住居跡、S X W35鉄生産関連炉跡

(第235・ 236図 、遺物図版39。 103・ 128、 写真図版174・ 237・ 289'307・ 322)

H区赤27(D)区洞部の斜面上方、ⅧC-16k。 161グ リッドに位置し、検出面はⅣ層である。本遺構は傾

斜地に構築されているため、北東側は崩落により遺存しない。検出時において、この北東側で還元色焼土が

確認できたため、鉄生産関連施設を想定して精査を開始した。また、本遺構北西壁においてS N60と の重複

が確認されたが、平面プランから本遺構が S N60を切っていることが判った。

S1136は、残存部より平面形は隅九長方形を呈すると思われ、規模は長辺約5,3m、 短辺3.lm以上が推測

される。主軸方位はS-35° 一Wで、床面積は推定14.4∬ 以上である。壁はほぼ直角に立ち上がり、壁高は

最大で斜面上方の南西壁で約80cmを 測るが、北東方向に進むに従い減少する。埋土は14層 に細分されるが、

全体的に黒褐色土を基調とした自然堆積と思われる。床面はほぼ平坦で締まりが認められる。また、床面に
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SH14 S1114
1 10YR76(黄 褐)しまりやや有、粘性有
2 10YR5/8(黄褐)しまりやや有、粘性有、

炭化物少量
3.25Y6/6(明 黄褐)し まり・粘性有
4.25Y6/6(明 黄褐)し まり有 粘性やや

有、淡黄色土プロック中量
5 10YR4/6(褐 )しまり欠、粘性極めて有
6 10YR4/4(褐)しまり欠、粘性極めて有、

炭化物微量
7 10YR4/4(褐 )し まりやや有、粘性極め

て有、責褐色土ブロック混入
8.10YRν 4(1こ ぶい黄褐)し まり有、粘性

極めて有、炭化物微量
9。 10YRν 6(黄褐)し まり欠、粘性極めて

有、炭化物微量
10。 10YR5/6(黄褐)しまりやや有、粘性有、

炭化物微量
11.10YR4/6(褐)し まりやや有、粘性有、

黄褐色土ブロック混入
12 10Yお //6(黄褐)し まり,粘性極めて有
13.10Y酵4(褐)しまり有、粘性極めて有、

黄褐色土プロック混入
14 10YR5/8(黄 褐)し まり'粘性極めて有
15 10YR5/6(黄 褐)し まり欠、粘性有、淡

黄・明黄褐色土プロック混入
16 10YR4/4(掲 )しまりやや有、粘性極め

て有、黄褐色土プロック混入
17 25Y4/4(オ リープ褐)し まり'粘性有
18.10YR5/6(黄 褐)し まり有、粘性極めて

有
19 10YR4/4(褐 )しまりやや有、粘性有
20 25Y4/3(オ リープ褐)しまり'粘性有
21.25Y6/4(に ぶい黄)し まり極めて有、

粘性無
22 10YRν 6(黄褐)し まりやや有、粘性極

めて有
23 25Y7/4(浅黄)しまり有、粘性無
24.10YR3/2(黒 褐)しまり有、粘性無
25.10YR5/4(にぶい黄褐)し まりやや有、

粘性無、貼床想
尊
士
　

´ヽ
―
判

A  H_463m

2m

f

第233図 S1114竪穴住居跡

S1114カマ ドA
a H=455m

C H=4FD 6m

0             50cm

S1114 カマ ドA
1 25Y76(オ リープ褐)し まりやや有、粘性無

::姿専:チ:脇姿堪デτ響ち著1亀径巣粘性
やや有

4 10YR3/3(暗 褐)しまり欠、粘性やや有、炭化物少量
5。 10YR4/6(褐 )しまり 粘性有

,:器駿 躊停しま手逸廊モ磐件籍建署有
、崩落構築土

8.10Y馳/4(褐)しまり・粘性有
9 10Y賄 /6(黄掲)し まり'粘性やや有
10.5Yお/8(明赤褐)燃焼部焼土

SI■4 カマ ドB
l.10YRFD/6(黄褐)しまりやや有、粘性有

|

S1114カ マ ドB
e H‐

465m

0             50oШ
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SH18

翌生―H=473m

0                 2m

S1118カ マ ド

S1118
1 25Y3/3(暗 オリープ褐)し まり極めて有、粘性有

2.25Y76(オ リープ褐)し まり 粘性有
3 25Y7/4(浅 黄)し まり有、粘性欠
4 25Y6/4(に ぶい黄)し まり有、粘性やや有

5 25Y74(オ リープ褐)し まり有、粘性やや有

6.2X6/6(明黄褐)し まり 粘性有
7 25Y5/4(黄 褐)し まり極めて有、粘性無
8.25Y7/6(明 責褐)し まり 粘性有
9 25Y6/6(明 黄褐)し まり 粘性有
10 26Y6れ (にぶい黄)し まり有、粘性無
11 25Y4/4(オ リーブ褐)し まり有、粘性無

S1118 Kl

a H‐
469m

0           1m

S1118 Kl
1 25Y6/4(に ぶい黄)し まり有、粘性欠

ｂ
一

日
〕
尊
＝
留
ｌ

ｄ
ｌ

A H_470m

C H‐T5m

0            50cm

第234図  Sll 18竪 穴住居跡

S1118 カマ ド
1.10YR5/4(1こ ぶい黄掲)

しまり・粘性やや有
2.10Yミ 5/6(黄褐)し まり・粘性やや有

3.25Y4/3(オ リーブ褐 )

しまり 粘性やや有
4 5YR5/6(明 赤褐)し まり極めて有、

粘性有、天丼部崩落焼土塊
5 25Y4/3(オ リーブ褐 )

しまり・粘性やや有、芯材の抜き取 り痕

6.5YR6/6(橙 )燃焼部焼土

B

〇
|
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Sl1 36

A
H=543m

0                             2m

S1136
1.10YR2/2(黒褐)し まり欠、粘性有
2 10YR3/2(黒 褐)し まり久、粘性有、炭化物微量
3 10YR多3(黒褐)し まり 粘性有
4.10Y鬱 2(黒褐)し まりやや有、粘性有、災化物微量
5 10YR5/6(責 褐)し まり・粘性有
6.10YR3/2(黒 褐)し まり欠、粘性有、褐色上少量
7.10YR6/6(明 黄褐)し まり・粘性やや有
8 10YR2/2(黒 褐)し まり 粘性有、庚化物少量
9,10YR5/6(黄 褐)し まり 粘性有
10 10YR3ル (黒褐)し まり・粘性有
■.10Y彫 /3(黒褐)し まり欠、粘性有
12.loY聯4(褐 )し まり有、粘性やや有
13.10Y馳/3(に ぶい黄褐)し まり欠、粘性有
14 10YR3/3(暗 褐)し まり 粘性有

S1136 カマ ド
1 10YR3/1(黒 褐)し まり欠、粘性有
2 10YR3/4(暗 褐)し まり欠、粘性有
3.10YR3/3(暗 褐)し まり欠、粘性有
4.5YR6/6(橙 )焼土プロック
5,10YR4//4(褐 )し まり欠、粘性有、炭化物少量
6 ЮYR3/3(暗褐)し まり欠、粘性有
7 10YR4/4(褐 )し まりやや有、粘性有
3.5YR6/6(橙 )燃焼部焼土

Sl1 36カ マ ド

〇
|

第235図 S1136竪穴住居跡 。SWX35鉄生産関連炉跡 (1)

日
∞
甘
い
＝
Ｈ

Ｉ
Ｉ

〇

A Hi540m

0            50cm

Ⅷ%R鞘
9誕

鮎
RC ´
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S1136 Kl
l 10YR3/2(黒 褐)し まりやや有、粘性有

2 5YR6/6(橙 )焼土

S1136 K2
1 25Y4/4(オ リーブ褐)し まり極めて有、粘性有

2 10YR3/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性有

3 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性有、黄橙色プロッ

ク 焼土粒  炭化物少呈

4 10YR2/2(黒 褐)し まり欠、粘性有、黄橙色プロック 焼土粒

炭化物少量
5 10YR3/3(暗 褐)し まり 粘性有、黄桂色ブロックIFL入

6 10YR5/3(に ぶい黄褐)し まり欠、粘性有

7 25Y4/4(オ リープ褐)し まり欠、粘性有、灰 自色土 焼土ブロッ

ク混入

第236図  SI刊 36竪穴住居跡 。SWX35鉄生産関連炉跡 (2)

は住居の構築材と思われる炭化材や赤褐色焼土が点在 しており、本遺構は焼失住居と判断できる。残存する

炭化材は径10cm程 のものが多 く、梁等に使用されたものと思われる (RC2・ 5。 7・ 10等 )。 その他、木枕

(RC l)が炭化 して検出された。これらを分析鑑定した結果、クリであることが判った。床面施設として、

土坑Kl・ 2が検出された。Klは遺構北側に位置し、径約170× 100cmの楕円形を呈する。断面形は皿状で、

深さは約 5cmである。底面には焼失時の赤褐色焼土が広が り、炭化材 も点在している。近接する S X W35

に関連する施設とも考えられるが、規模・形態を同様の遺構と比較 した場合、その可能性は低 く、用途等も

不明である。K2は遺構南隅に位置し、径80cm前後の円形を呈する。断面形は椀形で、深さは約30cmを 測

る。カマ ド脇にあることから貯蔵穴として機能したと推測されるが、埋土中及び底面には炭化材が確認され

ず、検出面に炭化材が数点残存 していることから、焼失以前にK2は埋没していた可能性が考えられる。

カマ ドは南西壁の南寄 りに付設されており、遺存状態は比較的良好である。天丼部の架構には自然石が用

いられてお り、焼失時には現存していたと思われるが、その後の埋没過程において崩落している。袖部にも

芯材として自然石数個が使用されており、これらの内側には被熱痕跡が見られることから、外側にのみ粘土

を構築したものと思われるが、天丼部同様、崩落したためか構築粘土は遺存していない。燃焼部は当初、焼

土の広が りが確認できなかったため、使用頻度が少ないことにより焼土が形成されなかったと考えたが、実

測図及び写真から再検討した結果、認識不足により燃焼部周辺を掘 り過ぎていたことが判った。よつて詳細

は不明であるが、断面図から推察すると、約55× 35cmの橙色焼土の広がりで、厚さは 5cm前後と思われる。

煙道部は判 り貫き式で、奥行約140cm、 径約35cmを 測 り、先端へ向かってやや下 り勾配である。煙出部は

SXW35

0                  1m

A
―

H‐535m
B

SXM「35
1 10YR2/2(黒 褐)しまりやや有、粘性右
2 25GY2/1(黒 )逮元焼土
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径約30cm、 深さ約110cmを 測 り、垂直に掘 り込まれている。

S X W351ま 遺構北東側において検出されている。検出時の状況は前述の通 り、谷側部分において既に遠

元色焼土が確認でき、また周辺からは少量の鍛造剥片も視認された。これにより、鍛錬鍛冶施設を想定して

精査を行ったが、他に伴 う施設等は検出されなかった。平面形は略円形を呈し、規模は径30～ 35cmを 測る。

断面形は皿状を呈 し、深さは 5cm程度である。埋土は黒褐色土の単層で、鍛造剥片を若千含む。底面は極

めて堅 く締まり、還元色焼上が北東側壁上半部に広がる。以上の規模・形態及び状況から、本遺構は鍛錬鍛

冶炉を伴う竪穴住居跡と判断される。

遺物は、土器は土師器の奏形土器片が約40点 、郭形土器片が 5点、須恵器の奏形土器片が 2点出土 した。

その内、甕形土器の主なものとして、RP 2・ 5が接合 した (467)、 カマ ド出上の破片が接合した (468)、 カ

マ ド出土のRP 8の (469)、 杯形土器として、カマ ドRP 5の (470)な どがある。その他、砥石が埋土下位より

1点 (192)、 羽口片がカマ ド埋土から2片 と埋土中から4片、鉄製品として釘 (楔 ?)が床面 (RMl)か ら 1

点 (174)、 鉄塊系遺物がカマ ドから1点、鉄滓が床面 (RM2・ 3)か ら2点 と埋土中・カマ ド・Kl'S
XW35か らそれぞれ少量、鍛造剥片が S X W35か ら少量出上した。

S'137
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A  H=483m

0                2m

0            50cm

S1137 カマ ド
l ЮYR4/4(褐 )し まり欠、粘性有
2 ЮYR6/3(明 黄掲)しまり 粘性有
3.10YR3/3(暗 褐)

しまり 粘性有、黄褐色土 焼土塊混入
4 10YR5/8(黄 褐)し まり有、粘性極めて有

S1137
1 10YR4/4(褐 )し まり 粘性やや有
2 10YR2/3(黒 褐)し ま り欠、粘性有
3 10YR3/2(黒 褐)し ま り ,粘性有
4 10YR2カ (黒褐)し ま りやや有、粘性有
5 10YR3ル (黒褐)し まり ,粘性やや有
6 10YR/2(黒 褐)し まりやや有、粘性有
7 10YR3/3(暗 褐)し ま り ,粘性有、

黄褐色土粒少量
8 10YR2/3(黒 褐)し ま り 粘性有
9 10YR5/6(黄 帽 )し まりやや有、粘性有
10 10YR6/6(明 黄褐)し まり 粘性有
11 10YR4泡 (灰黄褐)し まり 粘性有、

明黄褐色土粒少量
12 10YR6/6(明 黄褐)し まり欠、粘性有
13.10YR74(褐 )し まり 粘性有、

炭化物少量
14 10YR5/6(黄 褐)し ま り 粘性有、貼床

第237図 S1137竪穴住居跡
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S1137竪穴住居跡 (第237図、遺物図版128、 写真図版175。 307)

H区赤27(D)区の洞部斜面中腹、ⅧC-18h・ 18iグ リッドに位置し、検出面はⅣ層である。本遺構は

急斜面に位置することから、斜面下方の東側の大半は崩落により遺存 しない。立地的に当初は何 らかの工房

跡と考え精査を開始したが、結果、カマ ドを伴う竪穴住居跡であることが判明した。遺存部から平面形は隅

九方形または隅丸長方形を呈すると推測される。規模は長辺約3.8mを 測 り、短辺は南壁より2.4m以 上が推

測される。主軸方位はN-13° 一Wで、床面積 !ま 6.4だ が遺存する。山狽Iの西壁はやや膨 らみをもって立ち

上が り、南壁においてはほぼ垂直に立ち上がる。壁高は西壁で最大の約80cmを測るが、その他の壁は東方

向へ向かうに従い減少する。埋土は13層 に細分され、斜面上方から流入した自然堆積と思われる。床面は平

坦で堅 く締まり、貼床が中央から斜面下方にかけて施されている。床面施設等は検出されなかったが、遺構

外側に柱穴と思われるピットが 2基確認された。

カマ ドは北壁の西寄 りに付設されている。遺存状態は悪 く、天丼・袖部は確認できず、燃焼部のみ確認さ

れた。燃焼部は平坦で窪みはなく、径約20cmの赤褐色焼土が円形に広がるが、弱い焼成で厚さは lcmに も

満たない。煙道部は制 り貫き式で、長さ約120cm、 径約30cmで、下 り勾配で先端へと向かう。煙出部は径

約35cm、 深さ約80cmで垂直に掘 り込まれている。

遺物は、埋土下位より鉄鐸 1点 (175)と 鉄津が埋土中・床面・貝占床から微量出土した。

S1138竪穴住居跡 (第238図、遺物図版38・ 59、 写真図版175。 235。 248)

H区赤27(B)区南部の東側斜面中腹、ⅨC-3bグ リッドに位置し、検出面はⅣ層である。本遺構は重機

によって尾根上の表土掘削を終えた後、その降り道として削平した際に検出されたため、埋土の一部は掘削

されている。また、本遺構は急斜面地に構築されているため、斜面下方の東側は遺存しない。本遺構西側に

おいて、重複するS W91が検出されたが、埋土断面の状況から本遺構廃絶後に構築されたものと思われる。

残存部から平面形は隅丸方形または隅丸長方形を呈すると推測される。規模は西壁長で約 3mを測 り、北壁

で約0,8m、 南壁で約05mが残存する。主軸方位はN-78° 一Wで、残存部分の床面積は2.9∬ である。残存

する壁は鋭角的に立ち上が り、検出面からの壁高は約20～ 40cmを測る。埋土は暗褐～黒褐色上の 5層 に細

分される自然堆積と思われる。床面は平坦で締まりが認められる。貼床は確認できなかったが、本遺跡の急

傾斜地に遺存する他の遺構を見てみると、斜面下方に貼床が施されている例が多いことから、本遺構にも施

行されていた可能性が考えらる。床面施設として、遺構北東部に径約30cm、 厚さ2～ 3cm程のにぶい赤褐

色の地床炉が円形に広がる。遺構北西隅付近には径約20cm、 深さ約15cmの柱穴 1基が確認された。

カマ ドは西壁の南寄 りに付設されている。検出時の状況は、自然石数個が崩落により散在 していた。精査

の結果、その中の一つが立位の状態で据えられており、袖部の芯材として使用されている。断面の観察から、

その両側は褐色土で構築されているが、掘 り込み等はみられなかった。燃焼部は平坦で、径約30cm、 厚さ

2～ 3cm程度の赤褐色焼土が円形に広がる。支脚痕は確認できなかったが、カマ ド付近より土製支脚が検

出されている。煙道部は割 り貫き式で、長さ約105cm、 径約30cmを測 り、下 り勾配で先端へと向かう。煙

出部は径約25cm、 深さ約95cmでやや斜めに掘 り込まれている。

遺物は、土師器は甕形土器片のみが約10点程出土した。主なものとして、床面出土のRP l・ 2・ 3・ カマ ド

RP lがそれぞれ接合 した (450)、 RP 5の (451)な どがある。その他、カマ ド近くから前述の土製支脚が 1

点 (16)、 埋土中から刀子状鉄製品が 1点、鉄津が埋土中及びPlか ら微量出土した。

S1139竪穴住居跡、S K i39竪 穴状遺構 (第239・ 240図 、遺物図版36・ 72、 写真図版176・ 234・ 258)

H区赤27(A)区南部の東側斜面中腹、ⅨB-6p・ 6q・ 7p・ 7qグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。
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1. 101rRy3
2. 10YR2/3
3. 10YR3/4
4. 10YR2/2
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粘性有
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S1138地床炉

e 
■‐374m    」生

1

S1138 地床炉
1.5YR4/4(1こ ぶい赤褐)焼土

笠 138 カマ ド
1 10YR3/3(暗掲)しまり'粘性やや有
2 10YR4ん (褐)し まり 粘性やや有
3.10YR5/8(黄 tFJ)し まり'粘性やや有
4 10YR5/6(黄 掲)しまり・粘性やや有
5 10YR4/4(褐 )しまり 粘性やや有、袖部構築土
6 5YR4/8(赤 褐)燃焼都焼土

C H‐
3&3m

第238図 S1138竪穴住居跡

検出時プランから2棟の重複と考えられたが、その新旧関係までは掴めなかったため、共通の断面ベルトを

設定し、同時に精査を行った。結果、新 しい竪穴住居跡跡をS1139、 これに切 られる旧い竪穴状遺構をS

K139と した。本遺構は急傾斜地に位置するため、両遺構 とも南東側部分は崩落により遺存しない。

S1139に ついて、遺存部分と立地から、平面形は隅丸長方形であった可能性が高い。規模は長辺は約

4.lmを 測 り、短辺は南西壁より1.9m以上と推測される。主軸方位はN-31° 一Wで、床面積は6.0だが遺存す

る。壁はほぼ直角に立ち上がり、壁高は山側の北西壁で約130cm、 南西・北東壁で約35～ 40cmを 測る。埋土

は12層 に細分され、斜面上方から流入した自然堆積と思われる。北西壁北側には径約50cm、 深さ約80cmの

Plが確認できる。埋土断面の状況からは本遺構を切っており、当初は柱穴と考えたが、斜めに掘 り込まれ

ていることからその可能性は低 く、時期・性格等は不明である。床面は平坦で堅く締まり、貼床が斜面下方

の南東側に施されている。床面施設として、遺構南東側にKl・ 2と 炉跡 2基が検出された。 Kllま径約

25cmの円形で、深さ約 3～ 4cmで皿状に窪んでいる。Klの東方向に位置するK2は、径約25～ 30cmの略

円形で、深さ約 3cmを 測 り、Kl同様皿状に窪んでいる。掘 り込みのある炉Aは Klの北東方向に位置し、

約45× 30cmの楕円形を呈し、深さは約 5～ 7cmで皿状に窪み、底面には厚さ約 2～ 3cmの橙色焼土が広が

る。炉Aの東方向に位置する炉Bは、約30× 25cmの不整な橙色焼上の広が りで、厚さは約 4～ 5cmを測る。
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Si1 39,SK139

A H_429m

C H=423m

E
――― H=型 2m

o                          2m

S1139
1.25Y74(オ リープ褐)

Pl埋土
2 26Y4/3(オ リーブ褐 )

しまり有、粘性欠
3.25Y3/3(暗 オリープ褐 )

しまり有、粘性欠
4 25Yν4くにぶい黄)

しまり有、粘性無
5 25Y4/4(オ リーブ褐 )

しまり有、粘性無
6.25Yυ 6(明 黄褐)

しまり有、粘性欠
7.25Y8/4(淡 黄)し まり有、

粘性欠
8 2評 5た (責褐)

しまり有、粘性やや有、

炭化物微量
9.25Y7/4(浅 黄)

しまり 粘性欠
10 25Yy4(淡黄)

しまり'粘性やや有
11 25Y4/4(オ リーブ褐 )

しまりやや有、粘性有、

焼土塊・炭化物少量
12.25Y″ 4(浅黄)

しまり。粘性やや有
13 25Y3/3(暗 オリープ褐 )

しまり'粘性有
1425Y6/4(にぶい責橙 )

しまり・粘性有、貼床
SK139
15.25Yν 6(明 黄褐 )

しまり 粘性やや有
16.25Y4/4(オ リープ褐 )

しまり有、粘性欠
17.25Y7/6(明 責褐)

しまり・粘性有
18.25Y6/3くにぶい黄 )

しまり,粘性やや有
19 26Y73(オ リープ褐 )

しまり'粘性やや有

D

F G
一― H‐ 443m

第239図 S1139竪 穴住居跡 (1)。 SK139竪穴状遺構
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S1139カ マ ドB

a H‐
423m

S1139 カマドB
l.25Y5/4(責 褐)し まり。粘性欠
2.25Y4/4(オ リーブ褐)し まり'粘性欠

S1139カ マ ドA

0             50cn

S1139殉戸A

S1139 ガ百B
e H言

41おm   上

Si139 Kl・ 2

g Hi416m

S1139 炉 A
l.10YR3/4(暗 褐)しまり。粘性有、炭化物中量
2,10YR3/2(黒 褐)し まりやや有、粘性無、鉄津 炭化物少量
3 10YR8/6(責 橙)し まり有、粘性欠
4 75YR6/6(橙)焼土

S1139 炉B
I ■5YR6/6や橙)焼土

E31

01

日
〕
∽
ｗ＝
Ｈ
　
Ｉ
Ｉ

Ｏ

S1139 カマ ドA
l 10YR6/4(にぶい黄橙)しまり'粘性欠
2.10YR7/4(に ぶい黄橙)しまり・粘性欠
3.10YR5/6(黄 褐)しまり欠、粘性やや有
4.10YR6/8(明 黄褐)しまり、粘性有
5.10YR4/6(褐 )し まり 粘性有
6.10YR6/6(明 責褐)し まり種めて有、粘性有、焼土塊少量
7.10YR5/6(黄 褐)し まり。粘性有
8 10YR5/4(に ぶい黄褐)しまりやや有、粘性有
9。 10YR3/3(暗褐)し まり久、粘性有
10.10YR4/4(掲 )し まり・粘性有、民化物微量
H.10YR5/8(黄 褐)しまり'粘性有
12.10YR3/3(暗 褐)しまり 粘性有
13.10YRユ 71(黒 )し まり・粘性やや有、炭化物少量
14.10YR7/4(に ぶい黄橙)しまりやや有、粘性無、黄褐色土混入
15,10YR4/4(褐 )しまり・粘性欠、焼土粒・炭化物少量
16.5YR7/4(に ぶい橙)燃焼部焼上

第240図 S1139竪 穴住居跡 (2)
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カマ ドは 2基遺存 してお り、北西壁に付設するものをカマ ドA、 南西壁に付設するものをカマ ドBと した。

遺存状態から、カマ ドAの方がカマ ドBよ り新 しく、カマ ドの造 り替えが行われたものと思われる。カマ ド

Aについて、天丼部・袖部の痕跡は見 られないが、これらの芯材 となった石組みが遺存 している。検出時、

中央に崩落していた約50× 20cmの 自然石も遺存する石組みと同様で、天丼の架構に用いられたものと思わ

れる。袖部の芯材は掘 り込みをもって据えられてお り、燃焼部脇にも瓢箪形の芯材の設置痕が1基確認でき

ることから、石組みが手前側にもう 1組存在 した可能性が考えられる。燃焼部はほぼ平坦で、径約50cm、

厚さ約 7～ 8cmの にぶい橙色焼土が広がる。その奥には羽回が立位状態で遺存 してお り、支脚として代用

されたものと思われる。煙道部は到 り貫き式で、奥行約H5cm、 径約30cmで 、下 り勾配で先端へと向かう。

煙出部は径約40cm、 深さ約170cmを 測 り、垂直に掘 り込まれている。カマ ドBについて、遺存状態は悪 く、

煙道・煙出部のみ確認されたが、遺構南西壁を精査の際、調査員の指示不足により掘 り過ぎてしまったため、

煙道部の大半を損壊させてしまった。長さ推定100cm、 径推定35cmの到 り貫き式と思われ、先端に向かっ

てやや下 り勾配である。煙出部は径約25cm、 深さ約75cmで垂直に掘 り込まれている。

遺物は、土師器は中袋1袋分が出土 し、その大半は奏形土器片である。カマ ドA出上のRP l・ 2が接合 し

た 1点 (418)、 発形土器はカマ ドA出上のRP 6(419)と RP7(420)、 郭形土器は床面出上のRP9(421)な ど

が挙げられる。また、羽口がカマ ドA埋土中出土の羽口 1と 前述のカマ ドAの支脚として利用 した羽日 2

(141)と して 2点、砥石が床面より1点 (S15)、 磨石が 2点それぞれ床面から (S13)と 埋土中から (180)、

埋土中から刀子状鉄製品が 2点、埋土及びKl埋土から鉄津が少量出土 した。また、炉及び土坑埋土のサン

プリングをしたところ、Klか ら鍛造剥片が極めて微量ながら出土したことから鍛練鍛冶を行っていた可能

性も考えられる。

S K 139について、平面形は遺存部から隅丸長方形と推測され、規模は北西壁より長辺約5,3m、 南西壁

より短辺約2.5m以 上、遺存部分より床面積は6.8だ と推測される。壁はほぼ直角に立ち上が り、山側北西壁

の上半部は崩落によりやや外傾する。壁高は北西壁で最大の約70cmを測るが、その他は南東方向に向かう

に伴い減少する。埋土は遺存部分で 5層 に細分され、山側から流入した自然堆積と思われる。床面は平坦で

締まりが認められ、床面施設等は検出されなかった。

遺物は土師器が数点出土したのみである。

S1173D竪 穴住居跡、SX 191工房跡、SK,46A・ B竪穴状遺構

(第241図 、遺物図版41・ 103・ 104・ 128、 写真図版176・ 177・ 238・ 289'307・ 322)

H区赤27(E)区洞部中央の斜面下方、ⅧC-19g～ 20iグ リッドに位置 し、検出面はⅢ・Ⅳ・Ⅵ層であ

る。検出時の平面プランから、数棟の竪穴形状の遺構の垂直方向への重複が推測されたため、これらが把握

できるよう共通の断面ベル トを設定し精査を開始した。結果、埋土断面及び床面状況などから、竪穴住居跡

1棟 (S1178D)、 工房跡 1棟 (S X 191)、 竪穴状遺構 2棟 (S K 146A・ B)、 土坑 1基 (S K339)が確認

された。これらの新旧関係は、 (新)S K 146A→ S X 191→ S K 146B→ S1178D(十日)と なる。 S K 339

については、 S K 146B及 びS1178Dを直接切っているため、これらより新 しいと判断できるが、 SKI

46A及 びS X 191と は直接的な重複関係にないため不明である。以下、新 しい遺構順に記載する。

S K 146Aは 、当初はこの下部に存在するS X 191の 崩落部と考えたが、埋土断面の状況や床面の状態

から単独の遺構 と判断した。以上のような精査状況により、遺構中央の大半は掘削してしまったため残存せ

ず、また斜面下方は崩落により遺存 しない。残存部から、平面形は隅丸長方形を基調とするものと思われ、

規模は長辺7.8m、 短辺2.9m以上が推測される。長軸方向は等高線に平行し、床面積は9.8だ が残存する。遺
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存する斜面上方の壁は緩やかに立ち上が り、壁高は約120cmを測る。埋土は 5層 に細分されるが、主にⅢ層

起源の黒褐～暗褐色上で構成されており、自然堆積と思われる。床面はやや凹凸が見 られるが、概ね平坦で

ある。また、平面的に明確な貼床範囲は認識できなかったが、断面状況から推測すると、下部の S X 191埋

土上位の褐色土は、本遺構に施された貼床土の可能性が考えられる。

遺物は、土師器は総量で奏形土器片が小 1袋、郭形土器片が 2点出土した。主な奏形土器片として、埋土

上位より出土した (482)がある。この他、坦土中より筒状鉄製品が 1点 (177)と鉄淳が微量出土している。

SX 191の 平面形は隅丸長方形を呈し、規模は長辺約5.2m、 短辺2.5m以 上が推測される。長軸方向は等

高線に平行 し、床面積は10,1だ が遺存する。壁は緩やかに立ち上が り、壁高は西。南壁で約20cm、 北壁で約

10cmが遺存するが、斜面下方の東側は遺存 しない。埋土は 3層 に分別されるが、上位の褐色土は上述の可

能性が考えられ、下位の黒褐～暗褐色土はⅢ層起源の自然流入土と思われる。床面はほぼ平坦で堅く締まる。

S K 146A同様、平面的に明確な貼床範囲は認識できなかったが、断面状況からS K 146B坦土上位の黄褐

色土は、本遺構に施された貼床土の可能性が考えられる。床面施設 として、遺構中央の西壁際に約50×

40cmの範囲内に不整形に散在する地床炉が確認された。

遺物は、土師器の奏形土器片が埋土中より小 1袋程出土したのみである。

S K 146Bの平面形は隅丸長方形を呈 し、規模は長辺約5,3m、 短辺は貼床範囲から4m以上が推測され

る。長軸方向は等高線に平行し、床面積は16.5だ以上が推測される。本遺構 も斜面下方の東側は崩落により

遺存 しないが、その他の壁はいずれもほぼ直角に立ち上が り、壁高は約50～70cmが残存する。埋土は10層

に細分され、最上位の黄褐色土については上述の様な可能性が考えられるが、これを除いた部分はⅢ層及び

Ⅳ層起源の自然流入土と思われる。床面は平坦で堅く締まり、貼床がほぼ全体に施されている。床面施設と

して、径約20～ 30cmの柱穴と思われるピットが北西隅に 2基 と南西隅に 1基確認された。

遺物は、土器は総量で土師器の奏形土器片が小 1袋 と床面RPlの完形個体が 1点 (483)、 郭形土器片が数

点、須恵器の奏形土器片が 1点出土した。主なものとして、土師器の奏形土器は埋土中出土の (484)、 郭形

土器は埋土下位出土の (485)な どがある。この他、磨石が埋土下位及び床面 Slと して 2点 (96・ 197)、 砥

石が只占床内より1点 (198)、 鉄塊系遺物が埋土下位より2点、鉄津が埋土中より微量出上した。

S1178Dについて、当初はS K 146B精査時にカマ ドが検出されたため、これに伴うものと考え精査に

臨んだが、貼床下で燃焼部焼土が確認されたため、 S K 146Bよ り旧い住居であることが半U明 した。精査の

結果、カマ ドと床面施設と思われる土坑 (Kl)が確認できるのみであった。以上のことから、本遺構廃絶

時にカマ ドを除いた大部分が破脚された可能性が考えられる。平面形・規模はS K 146Bの貼床の状況から、

ほぼ同様の長辺約5.lm× 短辺約4mの隅丸長方形が推測される。主軸方位はN-5° 一E、 床面積は14.9笛

以上と思われる。壁・埋土及び床面は残存状況が不良のため、詳細は不明である。Klは北側に位置し、平

面形は略長方形を呈し、規模は約100× 65cmを測る。断面形は鍋形を呈し、深さは約35cmで ある。

カマ ドは北壁に付設されてお り、袖部は黄褐色粘土で構築されている。燃焼部はほぼ平坦で、約65×

45cmの楕円状に赤褐色焼土が広がる。煙道部は割 り貫き式で、長さ約130cm、 径約35cmで 先端に向かって

下 り匂配である。煙出部は径約30cm、 深さ約90cmで、垂直に掘 り込まれている。

遺物は煙道内より磨石 1点 (193)が出土した。

S1179A・ B竪穴住居跡 (第242～ 244図、遺物図版40・ 41・ 103・ 104、 写真図版178・ 237・ 289)

H区赤27(E)区洞部北側の斜面下方、ⅧC-20g～ ⅨC― leグリッドに位置 し、検出面はⅥ層である。

検出時の平面プランから、数棟の竪穴形状の遺構の重複が推測されたが、全容が把握できなかったため、共
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SK146A・ SX191

SK146B

0                 2m

[|

SH 78D
ral

E H=434m

S1178D
l 10YR3/3(暗褐)しまり。粘性有、貼床
2.10YR3/3(暗 掲)しまり・粘性有、貼床
3 10YR74(褐 )し まり欠、粘性有、Kl埋土

S1178D カマ ド

≦とH=420m            」壁

日
い
い
ｗ
＝
劇

引
ｄ
ｌ

1 10YR2/3(黒褐)しまりやや有、粘性有
2 10YR3/3(暗褐)し まりやや有、粘性有
3.10YR3/4(暗 褐)し まり,粘性有
4.10YR2/3(黒褐)し まりやや有、粘性有
5,10YR4/4(褐 )し まり,粘性有
SX191
6.10YR4/6(褐 )し まり・粘性有
7 10YR2/2(黒 褐)し まり欠、粘性有
8.10YR3/3(暗 褐)し まり'粘性有、

焼土塊・炭化物微量
SK146B
9 10YR5/6(黄掲)し まり極めて有、粘性欠
10.10YR3/3(暗 掲)し まりやや有、粘性有
11 10YR74(褐 )し まりやや有、粘性有
12.10YR5/6(黄 掲)し まり欠、粘性有
13.10YR3/2(黒 褐)し まり欠、粘性有
14.10YR4/4(褐 )し まりやや有、粘性有
15,10YR3/3(暗 褐)し まり欠、粘性有
16 10YR5/8(黄 褐)し まり欠、粘性有
17.10YR3/2(黒 褐)し まり欠、粘性有
18 10YR3/4(暗 褐)し まり欠、粘性有、

責褐色土泣微量
19 10YR3/3(暗 褐)し まり・粘性有、貼床

S� 91 地床炉

SXDl 地床炉
1.5YR4/8(赤 褐)焼土

第241図 Sl1 78D竪穴住居跡 。S�91工房跡 e sK146A・ B竪穴状遺構

S1178D カマ ド
1.10YR6/6(明 黄褐)しまり有、粘樫極めて有
2.10YR4/4(褐 )しまり久、粘性有
3.10YR4/6(褐 )し まり 粘性有、焼土粒少量
4.75YR5/8(明 褐)しまり有、粘性やや有、

崩落焼土
5,10YR5/6(黄褐)しまり・粘性有、袖部構築土
6.10YR7/8(明 費褐)しまり・粘性極めて有、

袖部構築土
7.10YR4/6(褐 )しまり'粘性有、

袖部構築土
8.5YR4/8(赤 褐)燃焼部焼土

一一 H=43Bm

A H_43つ m
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通する断面ベル トを設定し精査に臨んだ。結果、埋土断面及び掘 り上が りの平面形状などから、竪穴住居跡

3棟 (S1179A・ 179B。 183)、 工房跡 1棟 (S X 188A)、 竪穴状遺構 1棟 (S K 147)、 土坑 1基 (SK

342)、 炉跡 1基 (S N79)が確認された。これらの新旧関係は、断面状況や平面形の直接的な切 り合い及び

相対関係から、 (新)S1179A、 S N79→ (S K 147→ S X 188A→ S K342)、 S1179B→ S1183(十 日)

となる。なお、これらは重複が著 しいため、図及び本原稿は便宜上、一定の重複のまとまりで分離している。

S1179Aは、ほとんどの遺構を直接切つており、この周辺で最も新 しい遺構である。平面形は崩落によ

り斜面上方は広がり、斜面下方は遺存 しないが、この下部に存在するS1179Bを基調として、隅丸長方形

を呈するものと思われる。規模は長辺約4m、 短辺1,7m以上が推測され、長軸方向は等高線に平行する。主

軸方位はW-32° 一Nで、床面積は4.5だが遺存する。壁は鋭角的に立ち上が り、斜面上方の西壁では上半

部が崩落により外反する。壁高は西壁の約95cmを最大に、東方向に向かうに従い減少する。埋土は10層 に

細分されるが、各層位の状況から斜面上方より自然流入したものと思われる。床面は平坦で堅く締まる。

カマ ドは西壁の北寄 りに付設されている。検出時において、崩落した構築土と自然石数個が散在する状況

であった。袖部等の残存状態は悪 く、燃焼部のみ確認された。燃焼部は平坦で、規模約90× 80cm、 最大厚

約10cmの 不整な明赤褐色焼土が広がる。この両側には径約20cm程の小 ピットが 3基確認されたが、位置的

に袖部の芯材の抜き取 り痕 と判断される。煙道部は到 り貫き式で、長さ約110cm、 径約25cmを 測 り、ほぼ

平坦に先端へと向かう。煙出部は径約25cm、 深さ約75cmで、垂直に掘 り込まれている。

本カマ ドは、造 り替えまたは住居の拡幅・縮小等により、 2基存在 している可能性がある。検出時の状況

から、崩落した構築上の中央と煙出部を結ぶように断面ベル トを設定 したが、煙道部はこれから全 く外れて

しまい、燃焼部と煙道部が直線上に位置しない。また、燃焼部焼土や芯材の抜 き取 り痕についても、壁から

の距離が離れていることなどから推察すると、残存する燃焼部焼土は新 しいカマ ドに伴うもので、煙道部は

本遺跡の傾向及び芯材の抜 き取 り痕の配置から西方向に求められるが、この方向に確認されないことから、

煙道施設のないタイプのカマ ドと考えられる。一方、西壁に残存する煙道はこれ以前に使用されていたもの

の痕跡で、燃焼部痕跡等が何 も検出されないことから、完全に破脚されたものと思われる。

遺物は、土器は総量で土師器の奏形土器片が中 1袋程出土した。主なものとして、カマ ド内出土のRP3・ 5

～ 8・ 10が接合した (471)、 埋土下位出土のRPlと S X 188A検 出面出上の破片が接合 した (472)、 埋上下

位出土の (473)、 カマ ド内出土のRP 9と カマ ド埋上の破片が接合 した (474)な どがある。

S i179Bは 、 S1179Aの 下部に存在する。平面形は崩落により斜面下方は遺存 しないが、隅丸長方形

を呈するものと思われ、規模は長辺約 4m、 短辺 2m以上が推測される。長軸方向は等高線に平行し、床面

積は6.3だ が遺存する。壁は鋭角的に立ち上が り、壁高は20～40cmを測る。埋土は12層 に細分されるが、大

別すると上位のにぶい黄色土系、下位のオリーブ褐色土系となる。床面は平坦で堅く締まり、貼床が主に斜

面下方部に施されている。また床面上からは廃棄されたと思われる炭化材が数本出土したが、鑑定の結果ケ

ヤキで、道具材の可能性が考えられる。床面施設として、土坑 1基 (Kl)と柱穴 4基 (Pl～ 4)が確認さ

れた。Klの平面形は楕円形を呈し、規模は約50× 30cmを 測る。断面形は皿状を呈 し、深さは約5cm程 で

ある。柱穴 4基については、それぞれ径約20～ 30cmの円形を呈 し、深さはPl・ 3・ 4は40～45cm前後、P

2は約25cmを 測る。規模及び配置から主柱穴と考えられる。

カマ ドは西壁の中央からやや南寄 りに付設されている。検出時の状況は、数個の礫が散在 していた。本体

部の遺存状態は不良で、燃焼部のみ確認された。燃焼部はほぼ平坦で、径約45cm、 最大厚約 5cmの橙色焼

土が広がる。この両脇には歪な円状を呈する小ピットが 3基確認でき、位置的に袖部の芯材の抜き取 り痕と
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思われる。また、燃焼部の北側にも同規模の小ピットが存在するが、支脚の抜 き取 り痕と判断される。煙道

施設等は確認されなかったが、形態から本カマ ドも煙道施設のないカマ ド痕跡と考えられる。

遺物は、土器は総量で土師器の奏形土器片が中 1袋、郭形土器片が 1点、壼形土器片が約10点 出土した。

主なものとして、土師器の重はカマ ド内出土のRP 2・ 3。 13～ 15が接合 した (475)、 同じくRP 9の (476)、

奏はカマ ド内出土のRP l・ 8・ 10～ 12が接合 した (477)、 同じくRP 5～ 7が接合 した (478)な どがある。

この他、砥石がカマ ド内からS3(194)と もう 1点 (195)、 鉄津力靱占床内から微量出土した。

S1183竪穴住居跡、S X 188A工 房跡、SK 147竪穴状遺構

(第 242・ 244図 、遺物図版40・ 41・ 74。 104。 128、 写真図版178・ 237・ 238・ 259'289・ 307'308・ 322)

H区赤27(E)区洞部北側の斜面下方、ⅧC-20g～ ⅨC-leグ リッドに位置 し、検出面はⅥ層である。

検出時の状況は、前述のS1179A・ B等に記 した通 りである。

S K 147は 、検出時において溝状に見えたことから、この斜面下方の遺構 (S X 188A)の 棚状施設と考

えたが、埋土断面観察の結果、重複する単独の遺構 と判断された。本遺構は崩落により斜面上方は広が り、

斜面下方と北側はS1179Aと の重複及び上記の検出時の判断から精査順序を誤ったため、残存状態は不良

である。残存部より、平面形は隅九長方形を呈 し、規模は長辺6.8m以 上、短辺0.7m以上が推測される。長

軸方向は等高線に平行 し、床面積は2.4だ が残存する。残存する斜面上方の西壁は、下半部は鋭角的に立ち

上が り、上半部は崩落により外反し、壁高は約30～40cmを 測る。埋土は4層 に細分されるが、Ⅲ・Ⅵ層起源

の混合土で自然堆積と思われる。床面はほぼ平坦で、遺構南側の西壁沿いに壁溝が確認された。

遺物は、埋土中より上師器の奏形土器片が小 1袋、郭形土器片が 1点、砥石が 1点 (199)、 床面RMlと

して釘が 1点 (178)出 土した。

S X 188Aは 、 S K 147同様、斜面下方は崩落により、また北側はS1179Aに切 られるため残存 しない。

残存部より、平面形は隅九長方形を呈 し、規模は長辺5.5m以 上、短辺2.lm以 上が推測される。長軸方向は

等高線に平行 し、床面積は4.7だ が残存する。残存する斜面上方の西壁は鋭角的に立ち上が り、壁高は約20

～30cmを測る。埋土は 4層 に細分され、層位状況から人為的堆積の可能性がある。床面はほぼ平坦で、遺

構中央からやや南寄 りの位置に地床炉が検出された。地床炉は径約40cmの 円状を呈 し、中央部は明褐色、

その周囲は明赤褐色に被熱変化してお り、厚さは約 5cmを 測る。

遺物は、土器は土師器の奏形土器片が中半袋、郭形土器片が 1点出上した。主なものとして、埋土中位よ

り出土の土師器の郭がほぼ完形に復原された 1点 (481)、 奏形土器は上記のS1179A出 土の破片と本遺構

検出面出土のものが接合 した 1点 (472)が ある。この他、鉄塊系遺物が埋土中より1点、鉄津が検出面及

び埋土中位より微量出土している。

S1183は、平面形は他の遺構同様、斜面下方は崩落により遺存しないが、隅丸長方形を呈 し、規模は長

辺約6.lm、 短辺2.7m以 上が推測され、長軸方向は等高線に平行する。本遺構にはカマ ドが 2基並列 して存

在してお り、詳細については後述するが、東側にあるものをカマ ドA、 西側にあるものをカマ ドBと した。

主軸方位はカマ ドAがN-5° 一E、 カマ ドBが N-15° 一Eで、床面積は13.3だが遺存する。壁は斜面上

方の西壁では鋭角的に立ち上が り、北・南壁はほぼ直角に立ち上がる。壁高は西壁で約60cm、 】ヒ。南壁で約

40cmが遺存する。埋土は26層 に細分されるが、各層位状況から人為的堆積の可能性がある。床面は平坦で

堅 く締まり、貼床が南側に施されている。また径約25～45cm、 深さ約 7～43cmを測るピット8基が検出さ

れた。規模及び配置からPl～ 5は主柱穴と思われるが、 Pl・ 2・ 5ま たはP3・ 4・ 5のセット関係が考え

られ、建て替えがあった可能性がある。
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赤27(E)区北側遺構配置図

0            1m

S1179A, SK147, SX188A

鶏 お糊 焼土
G  H=襲

引Э剪
望生 H‐生3m

S1179B・ 183

第242図  S1179A・ B・ SH 83竪穴住居跡(1)。 SX188A工房跡・SK147竪穴】犬遺構

C H‐ 63m

E H_449m

0                 2m
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S1179A
1 25Y3/3(暗 オリーブ褐)し まり有、粘性欠

2.2・JY4/4(オ リーブ褐)し まり有、粘性欠
3 25Y5/3(黄 褐)し まり有、粘性欠
4 25Y6/4(に ぶい黄)しまり有、粘性欠

5 25Y3/2(黒 褐)しまり'粘性欠
6 25Y6/4(に ぶい黄)し まりやや有、粘性欠
7 25Y4/3(オ リープ褐)し まり有、粘性欠
8 25Y3/1(黒 褐)し まり 粘性欠、炭化物層
9 25Y5れ (黄褐)し まりやや有、粘性欠
10 25Y3/3(暗 オリーブ褐)しまり有、粘性欠、炭化物微是

SK147
11 25Y3/3(暗 オリーブ褐)しまりやや有、粘性欠

12 25Y4/4(オ リーブ褐)し まりやや有、粘性欠

13 25Y5/6(黄 褐)しまり有、粘性欠
14 25Y5/4(黄 褐)しまりやや有,粘性欠、壁滞

SX188A
15 25Y4/4(オ リープ褐)し まり欠、粘性無
16 25Yン 4(黄 褐)し まり有、粘性無
17 25Y3ル (黒褐)しまり 粘性やや有
18 25Y4/4(オ リーブ褐)しまりやや有、粘性欠

S1179B
19 25Yν 3(1こ ぶい黄)し まり有、粘性欠
20 25Y6/4(に ぶい黄)し まりやや有、粘性欠
21 25Y4れ (オ リーブ褐)し まりやや有、粘性欠

22 25Y5/4(黄褐)しまり有、粘性欠
23 25Y4/3(オ リーブ褐)し まり有、粘性欠
24.25Y3/3(暗オリーブ褐)しまり有、粘性欠、炭化物少量

25 25Y4/6(オ リーブ褐)し まり有、粘性欠
26 25Y3/2(黒 褐)し まりやや有、粘性欠

27 25Y5/4(黄褐)しまり有、粘性欠、焼土粒少量

28 25Y3/3(暗オリーブ褐)し まり有、粘性欠

29.25Y4/4(オ リーブ褐)しまりやや有、粘性久、炭化物少量

30 25Y3ル (黒褐)し まり有、粘性欠
31 25Y6れ (に ぶい黄)しまり有、粘性欠、貼床

S1179Aカ マ ド

S1183
32 25Y4/3(オ リーブ褐)しまり 粘性やや有

33 25Y3/3(暗オリーブ褐)しま り有、粘性欠

34 25Y5/4(黄褐)し まり有、粘性無

35 25Y3/3(暗オリーブ褐)し まり 粘性やや有、炭化物少量

36 25Y6/4(に ぶい黄)しまり有、粘性欠

37 25Y4/4(オ リーブ褐)しまり有、粘性欠、炭化物微髭

38 25Y3/3(暗オリープ褐)し まり 粘性やや有、災化物少量

39 10YR5/6(黄 褐)しまり 粘性有

40 25Y3/3(暗オリーブ褐)しま りやや有、粘性有、オリーブ褐色土少量

41.25Y6れ (にがい黄)し まり 粘性やや有

42 25Y8れ (淡黄)しまり欠、粘性やや有

43 25Y74(オ リーブ褐)し まりやや有、粘性有、褐色土少盪

44 10YR4/4(褐 )し まり 粘性有

45 25Y3/3(暗オリーブ褐)しまり有、粘性やや有

46 25Yワ3(オ リープ褐)しまり 粘性やや有、焼土粒微量

守 .25Y3/3(H音 オリーブ褐)し ま り 粘性有

48 25Y8//4(淡黄)し まり有、粘性無

49 25Y7れ (浅黄)しまりやや有、粘性無

50 25Y4/6(オ リーブ褐)し まり有、粘性欠

51 25Y7れ (浅黄)しまり有、粘性無

52 25Y5/4(黄褐)しまり 粘性やや有、炭化物少量

53.25Y″3(浅黄)しまり欠、粘性無

54.25Y73(オ リーブ褐)しま りやや有、粘性欠

55 25Y4お (オ リープ褐)し まり有、粘性欠

56 25Y3/3(暗オリーブ褐)し まり有、粘性やや有

57 25Y5/4(黄 褐)しまりやや有、粘性欠、壁溝

58 25Y6/3(に ぶい黄)しまり有、粘性欠、貼床

いヽ|・

A H_434m

E H=432m

0             50cm
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S1179A カマ ド
1.25Y3/3(暗 オリーブ褐)し まり有、粘性欠
2 ■5YR5/6(明褐)崩 落焼土塊
3 10YR6/6(明黄褐)しまり 粘性極めて有、崩落構築土

4.10YR3/4(暗 褐)し まり 粘性やや有、炭化物少量

5 10YR74(掲 )しまり有、粘性欠
6 25Y3/3(暗 オリープ褐)し まり有、粘性欠
7 25Y4海 (オ リーブ褐)しまり有、粘性欠

8 25Y5/4(黄 褐)しまりやや有、粘性欠
9 25Y3/2(黒 褐)し まり有、粘性やや有、志材の抜き取 り痕

10 5YR5/6(明 赤褐)燃焼部焼土

11.25Y3/2(黒 褐)しまり 粘性欠
12 25Y4/3(オ リーブ褐)しまり 粘性欠

13 25Y3/3(暗 オリープ褐)し まりやや有、粘性欠

界243図  Sl1 79A竪 穴住居跡 (2)
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Sl1 79Bカ マ ド

〇
|

A H=431m

E H=429m

S1183 カマ ドA
1 25Y″4(浅黄)し まり有、粘性無、S1179B貼 床
2 25Y72(暗灰褐)しまり・粘性やや有
3 10YR〃 3(黒褐)し まり・粘性有、

褐色土プロック混入
4 25Y74(オ リープ褐)しまり有、粘性やや有
5 75Y彫 6(明褐)し まり極めて有、粘性有
6 25Y4/3(オ リーブ褐)しまり 粘性やや有、

焼土粒 ,炭化物少量
7.75YR5/8(明 褐)しまり 粘性有、

支脚抜 き取 り痕
8.10YR6/6(明 黄褐)し まり・粘性枢めて有、

袖部構築土
9.5YM/6(赤褐)袖都被熱焼土
10 5YR5/6(明赤褐)燃焼部焼土

S1183 カ ♂ヽドB
1 25Y5/4(黄 褐)し まり有、粘性欠
2 25Y3/3(暗 オリーブ褐)しまりやや有、粘性欠
3 25Y3ル (黒褐)しまり・粘性やや有、炭化物微量
4 25Y4/4(オ リーブ褐)しまり'粘性やや有、

災化物微量

S1183カ マ ド

〇
|

A H_431m

第244図  SH79B o SH83竪 穴イ生居跡 (2)

S1179B カマ ド
1 10YR6/6(明 黄褐)し まり'粘性有、崩落構築土ブロック
2 25Y4/4(オ リーブ褐)しまり有、粘性やや有、崩落構築土プロック
3 10YR″ 6(明黄褐)し まり 粘性極めて有、崩落構築土ブロック
4.10YR76(明 黄褐)し まり有、粘性欠
5 25Y3″ (黒褐)しまり有、粘性やや有、炭化物少量
6 10YR4/4(褐 )しまり・粘性有
7 25Y6れ (にぶい黄)しまりやや有、粘性欠
8 25Y6β (にぶい黄)しまりやや有、粘性欠
9 25Y4/3(オ リープ褐)しまり欠、粘性やや有
10 5YR6/6(橙)燃焼部焼土
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カマ ドは 2基確認されており、残存状況からカマ ドAが新 しい。ヤヽずれも北壁の東寄 りに付設されており、

煙道・煙出部はS1179Bの 貼床掘削後に確認された。カマ ドAは袖部を明黄褐色粘上で構築している。燃焼

部は床面から皿状に窪み、径約55～ 70cm、 最大厚約10cm程 の明赤褐色焼土が広がる。この北側には径約

15cmの小ピットが存在するが、位置的に支脚の抜 き取 り痕と思われる。またこの東方に原位置を留めてい

ないが羽口 (羽口 1)が出土し、支脚として代用されたものと推祭される。煙道部は、S1179B構築時によ

り削平されているため詳細は不明だが、長さ推定140cmで、下 り勾配で先端へ向かうと思われる。カマ ドB

の遺存状態は極めて不良で、煙道部の痕跡と煙出部の下部が確認されたのみである。煙道部は長さ90cm以

上で、残存する煙出部は径約25cmを測る。その他は不明である。以上の 2基のカマ ドからも、本遺構が 2

時期に渡る可能性が示唆され、上記で示した柱穴の配置がそれぞれに伴う可能性が考えられる。

遺物は、総量で土師器の甕形土器片が中 1袋程出土した。主なものとして、カマ ド内出土のRP l・ 2が接

合した (479)がある。この他、上記のカマ ド内出土の羽口が 1点 (153)、 床面RMlと して刀子が 1点 (176)、

鉄滓が埋土中・カマ ド及び貼床内から少量出土している。

S1184竪穴住居跡 (第245図 、遺物図版41、 写真図版179。 238)

H区赤27(E)区洞部中央の斜面下方、ⅧC-19i～ 20jグ リッドに位置し、検出面はⅢ層である。本遺

構は傾斜地に立地することにより、斜面下方の東側は崩落により遺存 しない。確認された平面形は弧状を呈

するが、隅丸長方形を基調とするものと思われる。規模は長辺約39m、 短辺16m以上が推測され、長軸方

向は等高線に平行する。主軸方位はW-23° 一Sで、床面積は3.7だ が遺存する。遺存する壁は鋭角的に立

ち上が り、壁高は斜面上方の西壁で最大の約45cmを 測るが、その他の壁は東方向に進むに従い減少する。

埋土はⅢ層起源の黒褐色土の単層で、斜面上方からの自然流入と思われる。床面は斜面下方に向かってやや

下るが、およそ平坦で締まりがある。

カマ ドは東壁の南寄 りに付設されている。検出時、黄橙～明黄褐色土や焼土が広範囲に広がっていたため、

当初は鉄生産関連炉と考えたが、精査の結果、崩落したカマ ド構築土であることが判った。左袖部には自然

石を立位状態で芯材としており、その外側に明黄4tB色粘土を貼 り付けている。右袖部には構築粘土等は確認

されなかったが、芯材の抜き取 り痕と思われるピットが 2基検出されており、左袖部と同様であったと推測

される。燃焼部は一段やや下がっており、径約40cm、 厚さ約5cmの赤褐色焼土が広がる。煙道部は割 り貫

き式で、長さ約95cm、 径約20～ 30cmを 測 り、先端に向かって上 り勾配となっており、底面には厚さ3～ 5

cmの赤褐色焼上が形成されている。煙出部は径約40cm、 深さ約45cmで垂直に掘 り込まれている。

遺物は、総量で土師器の甕形土器片が小 1袋、郭形土器片が 2点出土した。主なものとして、土師器の奏

の埋土中位出土の破片と煙出部の埋土中出土の破片が接合した (480)がある。

SX 128工房跡 (第246図、写真図版179)

H区赤27(B)区北部の東側斜面中腹、ⅨB-4q・ 4r・ 5qグ リッドに跨って位置し、検出面はⅥ層であ

る。本遺構は急斜面上に構築されているため、斜面下方の南東側はほとんど遺存しない。遺存部より推定さ

れる平面形は隅丸長方形を呈すると思われる。規模は長辺約5.3mが遺存 し、短辺1.5m以 上が推測される。

遺存する床面積は2.5∬ である。壁は山側の北西壁では緩やかに立ち上が り、壁高は約100cmを 測るが、北

東。南西壁では鋭角的に立ち上が り、壁高は約20～ 40cmを 測る。埋土は12層 に細分され、斜面上方より流入

した自然堆積と思われる。床面は平坦で堅く締まる。また遺構東側には地床炉が 2基検出された。北東壁に

近いものを地床炉 A、 中央に近いものを地床炉 Bと した。地床炉Aは検出時、自然石が 2個残存していたこ

とから、カマ ドと考え精査を行なった。精査の結果、径約35～ 40cm、 厚さ約 5cmの 略円形をした明赤褐色
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焼土の広が りが検出された。この西側には約40× 10cmの 長楕円形のピットが確認されたが、自然石等を据

えていた抜き取 り痕の可能性が考えられる。以上のことから地床炉Aは、煙道等が存在しないが、カマ ドに

近い性格を持っていたものと考えられ、実際、平成14年度調査時には煙道等の排煙施設を伴わないカマ ドと

思われる施設が検出されていることから、本遺構もそれらと同様である可能性が考えられる。地床炉Bは、

谷側の崩落によりその全容は不明であるが、約50× 20cmの不整な橙色焼上の広がりで、厚さは lcmに も満

たない弱い被熱痕跡である。また本遺構の斜面下方にはS K212が存在するため、本遺構に伴う床面施設で

あった可能性も考えられるが、それを裏付ける証棚は無 く推測の域を越えない。しかし、この斜面部におけ

る周囲には他の遺構は検出されなかったため、何 らかの関連性はあったものと思われる。

遺物は、埋土中より土師器の奏形土器片が数点と鉄津が地床炉B周辺から微量出土したのみである。炉周

辺のサンプル土から鍛造剥片が極めて微量ながら出土したことから鍛練鍛冶工房の可能性も考えられる。

S X i37工 房跡 (第246図、写真図版180)

H区赤27(C)区南部の西側斜面上方、ⅧC-15f・ 15g。 16fグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。

本遺構は急斜面地に構築されているため、斜面下方の北西側は遺存しない。遺存する平面形は不整形で、規

模は約3.5× 2.lm、 床面積は4.0ポが遺存する。壁は緩やかに立ち上が り、壁高は約15～35cmを 測る。埋土は

上位の暗褐色土と下位の責褐色土の2層 に分別される。床面はやや凹凸があり、貼床が全体的に施されてい

る。床面施設として遺構南隅に約40× 30cm、 厚さ約 5～ 6cmの 明赤褐色を帯びた地床炉が確認された。こ

の部分は張 り出しているため、何らかの作業的空間であった可能性が考えられるが、それらに伴う他の施設

等は検出されなかった。遺物は出土しなかった。

SX 176工房跡 (第247図 、写真図版180)

H区赤27(B)区南側尾根上の緩斜面部、ⅧC-18a・ 18bグ リッドに位置し、検出面はⅣ層である。検

出時における平面形プランから、竪穴住居跡と考え精査を行ったが、結果、カマ ドは付設されておらず、床

面に地床炉が存在することから、何らかの工房跡と判断した。また、本遺構は隣接するS187A・ B煙出部

と重複する。検出時において、S187A煙 出部のプランが確認できたことから、本遺構埋没後にS187Aが

構築されたものと思われる。一方床面精査時において、S187B煙 出部のプランが確認できたことから、本

遺構が S187B煙出部を切って構築されたものと思われる。よって、これら3遺構の新旧関係は (新)SI

87A→ S X 176→ S187B(1日 )と なる。平面形は隅丸方形を呈し、規模は一辺約28m、 床面積は9.O� を測

る。壁は鋭角的に立ち上が り、壁高は20～ 90cmで ある。埋土は 5層 に細分されるが、上位に黒褐色土、そ

れ以下は黄褐～明黄褐色焼土となっていることから、上位層以外は人為堆積の可能性が高い。床面は平坦で

堅 く締まり、貼床が全体的に施されている。また、遺構南西部の中央には地床炉が確認できる。約25×

20cmの 不整形な明赤褐色焼土の広が りで、厚さは約 4～ 5cmを測る。

遺物は、埋土から土師器の奏形土器片 2点 と郭形土器片 1点、縄文土器片が 1点出土した。

S W89炭窯 (第247図 )

H区赤27(B)区北側の尾根頂部、ⅧB-4pグ リッドに位置する。本遺構はS198と 重複関係にあり、

これの南東壁の精査過程で検出した。調査員の認識不足により検出時期が遅かったため、本遺構を半壊させ

てしまった。そのため、これらの新旧関係は不明であるが、その周辺のS198埋土中に少量の炭化物を確認

していたため、これが本遺構に伴う可能性は高く、これにより本遺構の方が新しいものと推測される。残存

部分から平面形は円形と推測され、規模は開口部径推定90cm、 底部径推定50cm程である。断面形は皿状を

呈すると思われ、残存部分での深さは約15cmである。埋土は上位のにぶい黄色土、下位の黒褐色土に分け
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SX128

翌生―H=426m

0                2m

SX128
1 10YR4/4(褐 )し まりやや有、粘性無、炭化物少量
2 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり有、粘性難
3 10YR3/3(暗 褐)し まり有、粘性無、黄褐色土プロック混入
4 10YR4/3(に ぶい黄)しまり有、粘性やや有、炭化物少量
5,10YR6/6(明 黄掲)しまり有、粘性やや有
6 10YR4//3(に ぶい黄褐)し まり極めて有、粘性無、炭化物少量
7 25Y5/3(責 褐)し まり有、粘性無
8 10YR3/4(暗 褐)し まり極めて有、粘性やや有、炭化物少量
9 10YR4/4(褐 )し まり極めて有、粘性無
10 10YR6/8(明 黄褐)しまり・粘性やや有
■.25Y6/6(明黄掲)しまり有、粘性無
12 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、黒褐色土混入

SXi37            Ell

SX137
1.10YR3/3(暗掲)し まりやや有、粘性有、炭化物少量
2.25Y5/4(黄 褐)しまりやや有、粘性欠
3.2.5Y6/4(に ぶい黄)し まりやや有、粘性久、貼床

日
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崇

SX128 炉A
l.5YR5/8(明 赤褐)焼土

SX137 地床炉
1.5YR5/6(明 赤褐)焼土
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第246図  SX128・ 37工房跡
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SX176
1 10YR3/2(黒褐)しまりやや有、粘性有
2 10YR5/8(黄褐)しまり 粘性有、明黄褐土プロック混入
3 10YR6/6(明黄褐)し まりやや有、粘性有
4 10Y酌/8(黄褐)し まり・粘性やや有、礫多量混入
5,10YR5/6(黄掲)しまりやや有、粘性有
6 10YR4/6(褐 )しまり有、粘性極めて有、貼床

SW126

ゝ
一　　Ｂ一

SX176

A
H=473m

0                            2m

SW89

A
―

 Hi463m

SM「 89
1.25Y6/4(に ぶい黄)し まり有、粘性無
2 25Y3/2(黒 褐)しまり有、粘性やや有、

炭化物多量

〇
|

SヽV91
1 25Y3/2(黒 褐)しまり 粘性有、炭化物少量
2 25Y2/1(黒 )しまりやや有、粘性有、炭化物中量

SWV 126
1.ЮYR3浴 (暗褐)し まり欠、粘性やや有
2 10YR4/4(褐 )し まり 粘性やや有
3 10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり・粘性欠
4 10YRν 6(黄褐)し まり有、粘性やや有
5 10YR4/3(に ぶい黄褐)しまり'粘性有
6 10YR17/1(黒 )炭化物層

第247図  SX176工房跡・ SW89。 91
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られる。また下位の黒褐色土には lcm未満大の微細な炭化物が含まれている。底面は概ね平坦で、厚さ数

mm程の弱い橙色焼土が確認された。遺物は出土しなかった。

S W91炭窯 (第247図 )

H区赤27(B)区南部の東側斜面中腹、ⅨC-3bグリッドに位置し、検出面はⅣ層である。本遺構は重複

するS1138精査過程において検出した。その状況と埋土断面から、本遺構はS1138坦没後に構築されてお

り、本遺構の方が新しいことが判明した。本遺構斜面下方の南東側は、斜面に位置するため遺存 しない。遺

存部より平面形は円形を呈すると思われ、規模は開口部径約60cm、 底部径約40cmが推測される。壁は緩や

かに立ち上が り、壁高は山側で最大の約10cmを 測るが、谷側の南東方向に進むに従い減少する。埋土は黒

褐色土と炭化物が多量混入する黒色上の 2層 に分別される。底面はほぼ平坦で、微弱な赤褐色の被熟範囲が

確認された。遺物は出土しなかった。

S W94炭窯 (第248図、写真図版181)

H区赤27(B)区 中央部の尾根頂部から東側斜面にかけての肩日、ⅨB-2s・ 3r,3sグ リッドに位置し、

検出面はⅥ層である。本遺構は斜面肩口に位置するため崩落が著しく、また木根等による撹乱部分も多 く遺

存状態は不良である。遺存部より、平面形は長精円形を呈し、規模は長軸約600cm、 短軸70cm以上が推測

される。長軸方向は北東―南西にあり、等高線に平行する。壁は遺存する山側においては緩やかに立ち上が

り、深さ約20～ 30cmを 測るが、谷側は遺存 しない。埋土は上位の黒褐色土と下位に遺存する炭化物層に分

層される。これより出土した炭化物を鑑定した結果、クリであることが判明した。底面は木根の撹乱が著し

く凹凸が見られる。また、おそらく全体的に焼土が広がっていたと思われるが、確認できたのは遺構南西側

のみで、橙色を帯び、厚さは数mm程度である。遺物は出土しなかった。

S W101炭窯 (第248図 、写真図版181)

H区赤27(A)区南側の尾根頂部、ⅨB-5n・ 5oグ リッドに位置する。本遺構はS1107北西壁の掘削過程

で検出された。当初はS1107埋土下位中に廃棄された炭化物の広がりと考えたが、断面ベルトを設定し作業

を進行した結果、 S1107を 切って掘り込まれている炭窯であることが判明した。また、本遺構精査後に底面に

方形の土坑 (S K267)の プランが確認されたが、その検出状況から本遺構に切られていることが判った。これ

ら3基の新旧関係は(新)本遺構→ S K2年→S1107(旧 )と なる。平面形は長方形を呈し、規模は長軸約300cm、

短軸約95cmを 測る。長軸方向は北東―南西にあり、等高線及びS1107北西壁とも平行することから、両遺

構の埋没過程の窪みを利用 して構築されたものと思われる。壁は緩やかに立ち上がり、確認面からの深さは

約25cmを 測るが、下層付近の災化物の広がりにより本遺構を検出したため、実際の壁高はそれ以上が推測さ

れる。埋土は 3層 に細分され、炭化物を多 く含む。また、これら炭化物をサンプリングし鑑定した結果、ク

リであることが判った。底面は概ね平坦だが、若千北方向に向かって上り勾配である。底面及び壁面の一部は

被熱により橙色に変化しているが、非常に弱い被熟のため厚さは lcmに も満たない。遺物は出土しなかった。

S W126炭窯 (第247図 、写真図版181)

H区赤27(D)区北部の東側斜面上方、ⅧC-17hグ リッドに位置し、検出面はⅥ層面である。検出時の

状況から土坑と考えたが、精査の結果、下位に炭化物が残存し、底面に被熱痕跡が見られることから、炭窯

と判断した。平面形は略長方形を呈し、規模は聞口部約130× 105cm、 底部約110× 90cmを測る。壁はほぼ

直角に立ち上がるが、斜面上方では崩落により外傾する。深さは斜面上方で約55cm、 斜面下方で約5cmを

測る。また壁面には被熱により橙色に変化した焼土が確認できたが、厚さ数mm程の弱い焼成である。埋土

は 6層 に細分されるが、大別すると上位の暗褐色土系、中位及び壁際の黄褐色土、下位の炭化物層となる。
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炭化物層より上層は流入した自然堆積と思われる。また炭化物層より出土した炭化物は鑑定の結果、クリで

あることが判った。底面は平坦で、壁面同様、橙色焼土の広がりが全体に確認できたが、厚さ数mm程の弱

い焼けであったため、部分的にしか記録できなかった。遺物は出土しなかった。

S K193土坑 (第249図 、写真図版181)

H区赤27(D)区 の洞部斜面上方、ⅧC-16kグ リッドに位置し、検出面はⅣ層面である。平面形は略楕

円形を呈 し、規模は開回部約90× 65cm、 底部約60× 40cmを 測る。長軸方向は北一南方向にあり、等高線と

ほぼ平行である。断面形は皿状を呈し、壁高は約 5～ 10cmを 測る。埋土は黒褐色の単層である。底面は概

ね平坦である。遺物は出土しなかった。

S K194土坑 (第249図 、写真図版181)

H区赤27(C)区 の北部、尾根頂部から東側斜面にかけての肩回のⅧC-19dグ リッドに位置し、検出面

はV層面である。本遺構は斜面上に位置するため、斜面下方である東側は一部遺存 しない。遺存する平面

形・規模は長楕円形を呈し、開回部約120× 60cm、 底部約95× 45cmを 測る。壁は遺存する斜面上方の西側で

はほぼ直角に立ち上が り、壁高は約30cmを測る。埋土は 3層 に細分されるが、V層起源の黄褐色土が主体

であり、流入による自然堆積と思われる。底面は概ね平坦である。遺物は出土しなかった。

S K205A・ B上坑 (第249図、遺物図版36・ 101、 写真図版181'234。 287)

H区赤27(A)区南側の尾根頂部から西側斜面にかけての肩回、ⅨB-6mグ リッドに位置し、検出面は

Ⅳ層である。精査開始時当初は、上半部が大きく崩落した単独の土坑と考えたが、埋土断面を考察した結果、

2基の土坑が重複している可能性が高く、新しい方をS K205A、 旧い方をS K205Bと した。

S K205Aの 残存する部分と断面図より推定すると、平面形は楕円形を呈し、規模は開口部250× 210cm以

上、底部200× 80cm以上と思われる。遺存する山側の壁は下半部では緩やかに立ち上がるが、その後直角に

立ち上が り、上半部は崩落により外反し、深さは約90cmを 測る。埋土は 9層 に細分されるが、上位の黒褐

色土を除いて、マサ土起源の上が混入しており、壁際下位には廃棄された焼土層が形成されていることから、

人為堆積と思われる。底面は北側にやや凹凸が見られるが、概ね平坦である。

S K205Bの平面形は円形を呈し、規模は開口部径約210cm、 底部径約190～200cmを 測る。壁は山側では

袋状に立ち上がるが、谷側では鋭角的に立ち上がる。深さは約70cmを 測る。埋土は15層 に細分されるが、

各層位の状況から、人為堆積と思われる。底面は概ね平坦であるが、遺構東側には深さ30cm程 の袋状の掘

り込みがあり、東側に大きく張 り出す。また、北側の壁沿いは、幅約20cmで東西両側の壁中位から下 りな

がら収東するスロープ状となっている。この底面は極めて堅く締まっており、最低位の中心部まで一連の傾

斜を保ち、北側においては本体の底面より10cm程低 くなる。

遺物は、土師器の奏形土器片 5点 と砥石が 1点 (No176)が出土したのみであるが、その内 1点が遺構外出

土のものと接合 (配422)し た。遺物はいずれも埋土上位～中位出上のものであることから、 S K205Aに 帰

属するものと思われる。

S K207土坑 (第249図 、写真図版181)

H区赤27(B)区中央部の尾根頂部から東側斜面にかけての肩日、ⅨB-ltグ リッドに位置する。検出面

はⅥ層面である。平面形・規模は円形を呈 し、開田部径約85cm、 底部径約45cmを測る。壁は山側で鋭角的

に立ち上がるが、谷側では緩やかに立ち上がる。壁高は山側で約30cm、 谷側で約 5cmを 測る。埋土は一部

木根により攪乱されているが、マサ土質が混入した褐色土系とマサ土系の 2層 に細分され、その層位状況か

ら人為堆積 と考えられる。底面はほぼ平坦である。遺物は出土しなかった。
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A

SK193

A H=535m

SK193
1 10YR2/2(黒褐)しまり欠、粘性極めて有

SK205A・ B

SK207

H‐452m

SK207
1 25Y4/4(オ リーブ褐)しまりやや有、粘性欠、

炭化物微量
2 25Y7/4(浅黄)し まり欠、粘性無

A

BA

A
――一 H=491m

SK194
1.25Y5/4(黄 褐)し まり有、粘性やや有
2.10YRプ 6(黄 IPJ)し まり 粘性有、炭化物少量

3 25Y7/8(明 黄褐)し まり有、粘性欠、炭化物微量

第249図  SK193・ 194・ 205A・ B。 207土坑

SK205A・ B
l.25Y3/2(黒 褐)し まり欠、粘性有
2 10YR3/1(黒 褐)し まりやや有、粘性極めて有

3 10YR2/2(黒 褐)し まり欠、粘性有、
上位に黄橙色土ロック混入

4 10YR2/1(黒 )し まりやや有、粘性極めて有

5 25Y6/6(明 黄褐)し まり有、粘性欠

6 25Y″4(浅黄)し まり有、粘性やや有
7.25Y6/4(1こ ぶい黄)し まり有、粘性無

8 5YR7/4(に ぶい橙)廃棄焼土層、炭化物中量

9.25Y8/4(淡 黄)し まり有、粘性欠
10 2も Y4/4(オ リーブ褐)し まり欠、粘性有
11.10YR6/6(明 黄褐)し まりやや有、粘性有

12 25Y7/4(浅黄)し まり 粘性やや有
13 25Y5/4(黄褐)し まり有、粘性やや有
1425Y4/4(オ リーブ褐)し まり欠、粘性やや有
1525Y6/6(明責褐)し まりやや有、粘性有
16.25Yν 4(黄褐)し まり'粘性有
17 26Y3/3(暗オリープ褐)し まり,粘性有
18.25Y6/4(に ぶい黄)し まり有、粘性欠

19 25Y7れ (浅黄)し まり欠、粘性やや有
20,25Y73(オ リーブ褐)し まり有、粘性欠

21 25Y8/6(黄)し まり有、粘性やや有
22 25Y4/3(オ リーブ掲)し まり欠、粘性有
23 25Y8/4(淡黄)し まり有、粘性欠
24 25Y7/4(浅責)し まり・粘性久

B

BA

BA

0                          2m
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S K212土坑 (第250図、遺物図版38、 写真図版182・ 235)

H区赤27(B)区北部の東側斜面中腹、ⅨB-4rグ リッドに位置し、検出面はⅥ層面である。本遺構は傾

斜地に位置するため、斜面下方の南東側は遺存 しない。遺存部分から推定される平面形は円形と思われ、規

模は開口部径約135cm、 底部径約120cmが推定される。遺存する壁はほぼ直角に立ち上が り、山側の壁高は

約45cmを測る。埋土は褐色土系の 3層 に細分され、斜面上方より流入 した自然堆積と思われる。底面は平

坦である。本遺構の斜面上方にはS X 128が隣接するため、その位置関係からも本遺構が S X 128の 床面施

設であった可能性が考えられるが、確証は無 く推測の域を出ない。しかし、この周囲に確認された遺構はこ

の 2基のみで、何らかの関連性はあったものと思われる。

遺物は、土器が数点のみで、埋土出上の上師器の甕形土器片 2点 とRPlが接合 (452)し た。

S K214土坑 (第250図、写真図版182)

H区赤27(B)区 中央部、尾根頂部から東側斜面に向かう肩回のⅨB-ltグ リッドに位置 し、検出面は

Ⅵ層面である。斜面上方は崩落しており、平面形は歪な円形で、規模は開口部径約115～ 145cm、 底部径約

130～ 155cmを 測る。断面形はフラスコ状を呈 し、壁高は山側で約105cm、 谷側で約70cmである。埋土は15

層に細別されるが、 5層 は山側壁の崩落土と考えられ、それより上層の層位の状況から1～ 5層 は斜面上方

から流入した自然堆積と思われる。一方、 6層以下は斜面下方からの流れが見受けられることか ら、人為的

に埋め戻されたものと思われる。底面はほぼ平坦である。遺物は出土しなかった。

S K 222土坑 (第250図、写真図版182)

H区赤27(B)区南部の尾根頂部から東側斜面にかけての肩日、ⅧC-20aグ リッドに位置し、検出面は

Ⅳ層面である。本遺構は斜面上に位置するため、斜面下方の南東側は遺存 しない。また本遺構は S1114東

隅及びカマ ドA煙道と重複するが、埋土断面から本遺構が S1114カ マ ドAを切っていること力WUっ た。遺

存する平面形は歪な円形を呈し、規模は径約135～ 145cmを 測る。遺存する北西側の壁は鋭角的に立ち上が

り、深さは約40cmを測る。埋土は 7層 に細分されるが、各層位の状況から人為的に埋め戻されたものと思

われる。底面は概ね平坦だが、遺構中央がやや窪んでいる。遺物は出土しなかった。

S K267土坑 (第250図 、写真図版182)

H区赤27(A)区南側の尾根頂部、ⅨB-5n。 5oグ リッドに位置する。本遺構はS1107精査過程で検

出された S W101精 査後の底面において、方形のプランを確認したものである。これら3基の遺構の新旧関

係は (新)S W101→ 本遺構→ S1107(旧 )と 考えられる。平面形は歪な隅九長方形で、規模は長辺約160cm、

短辺約120～ 130cmを測る。長軸方向は北東一南西方向にあり、等高線及びS1107北西壁に平行することか

ら、 S1107埋 没過程の窪みを利用して構築された可能性が考えられる。断面形は平底鍋形を呈 し、確認面

からの深さは約40cmを測る。埋土は上位の明責褐色土と下位の浅黄色土の 2層 に分別される。底面は平坦

である。遺物は出土しなかった。

S K268土坑 (第251図 、写真図版182)

H区赤27(A)区南側の尾根頂部、ⅨB-5oグ リッドに位置する。本遺構はS1107床面において検出し

たものであるが、前述の通 り、単独の土坑と判断した。平面形は円形を呈し、規模は径約160cmを 測る。断

面形はフラスコ状を呈し、深さは約110cmを 測る。埋土は10層 に細分されるが、上位のオリーブ褐色土系、

中位の明黄褐色土、下位の浅黄褐色土と大別される。各層位の状況から、人為的に埋め戻された可能性が高

い。底面は平坦である。

遺物は埋土中より不明鉄製品が 1点出土した。
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SK214

A

A
H‐457m

SK214
1 25Y3ル (黒掘)しまり'粘性有
2.25Y74(オ リーブ褐)

しまりやや有、粘性有
3.25Y3/3(暗 オリーブ褐)

しまりやや有、粘性有、炭化物少量
4.25Y7/6(明 黄褐 )

しまり極めて有、粘性欠
5 25Y5/4(黄 褐)

しまり欠、粘性有、壁崩落土
6 25Y6/4(に ぶい黄)

しまりやや有、粘性有、

部分的に黒掲色土混入
7.25Y3/3(暗 オリーブ褐)

しまりやや有、粘性有
8.25Y4/4(オ リーブ褐)

しまり欠、粘性有
9.25Y3/3(暗 オリープ褐)

しまり欠、粘性有
10 25Y″4(浅黄)

しまり'粘性やや有、
縞状に黒褐色土混入

11 25Y4/3(オ リープ褐)

しまり欠、粘性有
12 25Y3/3(暗オリープ褐)

しまり欠、粘性有
13 25Y76(明責褐)

しまり有、粘性無
14.25Y3/3(暗オリーブ褐)

しまりやや有、粘性有
15.25Y7/4(浅黄)

しまり・粘性有

A_H_419m

SK212
1 25Y5れ (黄褐)し まり'粘性欠
2 25Y4/3(オ リープ褐)しまり'粘性やや有
3 25Y3/3(暗 オリーブ褐)し まり・粘性有、炭化物少量

SK222

ペヽ

SK222
1 25Y4/3(オ リープ褐)しまり 粘性有
2.25Y7/6(明 黄褐)し まり有、粘性欠
3.10YR6/6(明 黄褐)し まり有、粘性極めて有

4 10YR4//6(褐 )しまり有、粘性欠
5.25Y3/3(暗 オリーブ褐)しまりやや有、粘性欠

6 25Y4/4(オ リーブ褐)し まり有、粘性やや有
7 25Y8/6(黄 )し まり極めて有、粘性欠

B

B

B

SK267

SK267
1. 25Y7/6
2. 25Y7/4

(明黄褐)し まり有、粘性欠
(浅黄)しまり有、粘性欠

A  H=469m

|

界250図  SK212・ 214。 222・ 267土坑

A

BA
E=460m

B
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B

A

A
H‐405m

A

SK268

H‐464m

SK268
1.10YR2/3(黒 褐)し まりやや有、粘性有
2.25Y3/3(暗オリーブ掲)し まりやや有、粘性欠
3.25Y73(オ リーブ褐)し まりやや有、粘性欠
4.75YR6/6(栓)廃棄焼土層
5,25Y3/3(暗 オリープ褐)し まり欠、粘性やや有
6.25Y4/4(オ リーブ褐)し まり・粘性欠
7.25Y5/4(黄 褐)し まり・粘性欠、炭化物微量
8.25Y7/6(明 黄褐)し まり有、粘性欠
9 25Y6/4(に ぶい責)し まりやや有、粘性欠、炭Tヒ物少量
10.25Y7/4(浅黄)し まり有、粘性欠

SK339

生 H=鬱 9m

SK339
1.10YR4/4(褐 )し まり・粘性有
2.10YR3/4(暗 褐)し まり・粘性有、炭化物微量

SK284

SK284
1 25Y7/4(浅責)し まり有、粘性無
2 25Y〃 1(黒 )し まり有、粘性無

SK342

A

SK342
1.25Y3/3(暗 オリーブ褐)し まり有、粘性欠
2 25Y4/2(暗灰黄)し まり有、粘性欠
3 25Y5れ (黄掲)し まり有、粘性欠
4 25Y3/3(暗 オリープ褐)し まり有、粘性欠

0                          2m

SK268・ 284・ 339・ 342土坑
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S K234土坑 (第251図 、遺物図版36、 写真図版182・ 234)

H区赤27(A)区 の北端、ⅨB-10iグ リッドに位置する。本遺構は調査開始以前の木材伐採及び搬出時

に設けられた重機道によって、遺構上部の大半が削平されている。本遺構はS1108精査過程において検出

したもので、その平面状況からS1108よ り新 しいものと思われる。残存部から平面形は楕円形を呈すると

思われ、規模は開口部約120× 80cm、 底部約70× 50cmが残存する。残存部から推浪1さ れる断面形は九底鍋

形で、深さは南西側で約55cm、 北東側で約10cmが残存する。埋土は浅黄色土と黒色土の 2層 に細分される。

底面はほぼ平坦である。

遺物は、埋土下位より上師器の郭形土器の口縁部片が 1点 (423)出土したのみである。

S K339土坑 (第251図 )

H区赤27(E)区洞部中央の斜面下方、ⅧC-20hグ リッドに位置する。検出時の状況は、 S K 146B精

査時の埋土断面観察により、重複する本遺構を確認した。新旧関係の詳細は前述のS1178D等 に記した通

りで、直接的な切 り合いはS K 146Bと あり、 (新)本遺構→ S K 146B(十日)と なる。平面形は円形を呈し、

規模は開口部径約35cm、 底部径約30cmで ある。断面形は椀状を呈 し、深さは約25cmを測る。埋土は上位

の褐色土と下位の暗褐色土に分別される。底面状態は概ね平坦である。遺物は出土しなかった。

S K342土坑 (第251図 )

H区赤27(E)区洞部北側の斜面下方、ⅧC-20fグリッドに位置する。検出時の状況は、 S1183西壁精

査時に円形に広がる暗褐色土系のプランを検出したため、断面ベル トを設定し観察した結果、本遺構を確認

した。以上の様な検出経緯により、本遺構の東側は既に掘削してしまったため、上半部の詳細は不明である。

本遺構 と重複する遺構の相姑的な新旧関係の詳細は、前述の S1179等 に記した通 りで、直接的な重複はS

X188A及びS1183と あり、 (新)S X 188A→本遺構→ S1183(十 日)と なる。残存する平面形は略円形を

呈し、規模は開田部径約110～ 120cm、 底部径約90～ 100cmを 測る。壁は鋭角的に立ち上が り、深さは西側

で約70cm、 東側で20cm以上が推測される。残存する埋土は 4層 に細分されるが、各層位の状況から自然堆

積と思われる。底面はほぼ平坦である。遺物は出土しなかった。

S N43焼上遺構 (第252図 )

H区赤27(B)区北側の尾根頂部、ⅨB-3qグ リッドに位置する。本遺構はS1113埋土上面で検出した

もので、 S1113埋没後に形成された焼土遺構 と判断した。被熱範囲は歪な円状を呈 し、規模は径約30～

40cmを 測る。厚さは 3～ 4cm程で、明赤褐色を帯びている。遺物は出土しなかった。

S N44炉跡 (第252図 )

H区赤27(B)区北側の尾根頂部、ⅨB-3o。 3pグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。本遺構はS

198で前述した通 り、 S198の 精査過程で炉跡と判断したものである。新旧関係は、 (新)本遺構→ S198

(旧 )である。平面形は楕円形を呈し、規模は約120× 90cmを 測る。壁はやや鋭角的に立ち上が り、深さは約

25cmである。埋土は 4層に分別される自然堆積 と思われる。底面は概ね平坦で、北西側には厚さlcm未満

の微弱な明赤褐色焼土が広がる。遺物は出土しなかった。

S N46炉跡 (第252図 )

H区赤27(A)区 の東側斜面、ⅨB-10kグ リッドに位置し検出面はⅥ層である。本遺構はS1103棚状施

設及びS1102カ マ ド煙出部を切って構築されていることから、両者より新 しいと判断される。また、本遺

構は立地条件により、斜面下方は遺存 しない。遺存する平面形は楕円形を呈し、規模は開田部約90× 60cm、

底部は円形を呈し、径約40cmを 測る。断面形はやや深めの皿状を呈し、深さは山側で約30cmを 測る。埋土
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は 6層 に細分されるが、全体的に黒～暗褐色土を基本とした自然堆積と思われる。底面はほぼ平坦で、厚さ

1～ 4cm程の淡赤橙～明赤褐色焼土が広がる。遺物は出土しなかった。

S N59炉跡 (第252図 )

H区赤27(A)区中央の尾根上平坦部、ⅨB-8nグ リッド杭を囲むように位置し、検出面はⅥ層である。

本遺構はS1104と 重複するが、 S1104の精査過程において検出したため、その新旧関係は不明となってし

まった。本遺構を確認した際、既に底面に焼土が確認でき、掘 り込みを有することから、炉跡と判断 した。

残存部から推測される平面形・規模は、径約60～70cmの 略円形と思われる。断面形は皿状で、深さは10cm

前後である。埋土は黒褐色土の単層である。底面には約30× 20cmの不整な橙色焼土が広がるが、厚さは 1

cmに満たない弱い被熟範囲である。

遺物は、底面から土師器の奏形土器片 1点が出土した。

S N60焼土遺構 (第252図 )

H区赤27(D)区の洞部斜面上方、ⅧC-16kグ リッドに位置し、検出面はⅣ層上面である。検出時の状

況から、本遺構はS1136北西壁と重複し、これに切 られている。不整形な明褐色焼上の広が りで、規模は

約40× 25～35cmで ある。厚さは約 5cm程で堅 く締まる。遺物は出土しなかった。

S N79炉跡 (第252図 )

H区赤27(E)区洞部北側の斜面下方、ⅧC-20gグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。本遺構は S

K147精査時において検出されたものである。本遺構 と重複する遺構の新旧関係の詳細は、前述の S1179

等に記した通 りで、直接的な切 り合いはS K 147と あり、 (新)本遺構→ S K 147(十 日)と なる。なお、本遺

構の斜面下方の南東側は崩落により遺存 しない。平面形は円形を呈し、規模は開口部径90cm以上、底部径

約60cmが推定される。遺存する壁は緩やかに立ち上が り、深さは最大約50cmを 測る。埋土は、大半を占め

る上位の明黄褐色土と下位の暗褐色土に分別される自然堆積 と思われる。底面は概ね平坦で、中央には約

25× 15cmの楕円状に広がる微弱な橙色焼土が確認できる。遺物は出土しなかった。

S B09掘立柱建物跡 (第252図 、写真図版182)

H区赤27(B)区北側の尾根頂部、ⅨB-2q。 3qグ リッドに位置し、検出面はⅥ層である。 Pl～ P4

の4本で長方形を構成し、規模は桁行約200cm× 梁間約90cmで ある。桁行軸方向はN-49° 一Eに ある。各

柱穴の平面形は、 Pl・ 3・ 4は隅九方形、P2は略円形を呈する。開口部規模は4基 とも約20cm前後であ

る。検出面からの深さは山側にあるPl・ 2は深 く、それぞれ38cm。 28cmだ が、谷側のP3・ 4は 19cm・

21cmと 山側のそれより10cm程浅い。底面標高はP2・ 3・ 4は45.60m前後であるが、Plの み45.46mと 他よ

り15cm程低い。埋土はいずれも暗オリーブ褐～オリーブ褐色土の単層で柱痕はみられない。 P5・ 6は上記

のものには伴わないが、どちらもS1113精査時に確認し、それを切っていることから、 S B09と 同時期の

可能性が考えられる。それぞれ平面形は円形を呈し、開口部規模は径約30cmを測る。確認面からの深さは

P5は 53cm、 P6は41cm、 底面標高はP5は約45.10m、 P6は約45.00mで ある。埋土はどちらもオリーブ

褐色土の単層である。遺物が出土しなかったため時期は特定できないが、この周辺の竪穴住居跡は掘 り込み

が浅く、本遺構に伴って周辺の削平整地が行われた可能性が考えられる。 (小林 )

6)I区の遺構

I区は、調査区東端の幹尾根とその東側の谷斜面を含む範囲である。地形概況としては尾根部赤28区 は調

査区域ではおよそ馬の背状を呈し、中央肩部が標高約62mと 最も高く、この南北両側の尾根頂部では標高は
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約58mほ どで、尾根の北端から北東には一段約 6mほ ど低い部分に棚状に張 り出した狭小な平場がある。南

側調査区外は急傾斜の上 りで赤22区尾根の後背丘陵に続 く。最高位部の北側を赤28A区、南側をB区 と便宜

的に分割した。赤28A区 の尾根頂部は、尾根中央高位部から明瞭な平坦部もなく、尾根突端に向かい緩やか

に傾斜 し、B区の尾根頂部では北部は幅約 6m前後の比較的平坦な面となり、南部では一段低 く、あまり明

瞭な平坦面は認められない。この尾根の東側谷部を緑15'16区 としたもので、緑15区 は谷奥のやや緩傾斜の

洞状となっている部分で、続 く緑16区 は急勾配で下位の湿地帝に至る。全体的には尾根筋の両側は急勾配の

斜面となってお り、尾根部と谷部の平均的な比高は20～30mほ どである。緑15区 の谷底は幅約5m以下で、

長さ約30mほ どの狭小な洞状 となっている。検出面は、尾根頂部及び斜面上方ではⅣ層～Ⅵ層となるが、緑

15区では他の谷部同様、黒色土のⅢ層が細分され、Ⅲ層上面が古代の検出面となる。

検出された遺構は、竪穴住居跡28棟、工房跡 4棟、竪穴状遺構 1棟、鉄生産関連炉跡 3基、民窯14基、土

坑22基、炉跡14基、廃津場 lヶ 所である。分布の状況は、尾根頂部の平坦部や緩斜面部、北端に張り出した

平坦部と緑15区の谷部西側斜面に立地している。

①赤28区

検出された遺構は、竪穴住居跡28棟、工房跡 3棟、竪穴状遺構 1棟、鉄生産関連炉跡 2基、炭窯13基、土

坑20基、炉跡H基である。分布状況としては、A区では尾根頂部と北端張 り出しに立地し、住居跡の重複は

ほとんどないが、B区では尾根頂部での重複が著 しい。 t/Jヽ 山内)

S1151竪穴住居跡 (第253図、遺物図版42、 写真図版183・ 238)

赤28A区 のⅨD-15。 16aグ リッドに位置し、V層 (責褐色土)及 びⅥ層上面で検出している。尾根西側

下の急斜面に立地し谷側が床面の途中から崩落しており、検出の際に貼床の断面層を確認 している。規模・

形状の詳細は不明であるが、残存部で推察すると平面形はS-25° 一Eを主軸方位とする不整な隅丸方形を

呈 していたと思われる。壁長は東側 (山側)が2.lm。 南側が2.3m、 北側の残 りが1.5mあ り、また貼床範囲か

ら床面積は約5.5だ と推定する。壁はいずれもやや外傾気味に立ち上が り、壁高は東側中央で43cmあ る。た

だし上部はかなり崩れてお り、本来は80cm程度はあったと推察する。埋土は上位の一部が暗褐色土の自然

堆積で、下位の大半が責褐色土の一括廃棄による人為的堆積で壁際・床面近 くには壁の崩落によるマサ土

(小～中)が少量混入している。床面は東側の壁から80cm程 度を残 して、谷側に向かって貼床されている。

柱穴痕はみられないが、床面施設として土坑を 1基検出している。土坑は85× 90cmの規模で隅九方形を呈

し、底部に柱穴状の窪みを伴っている。

カマ ドは南東隅に位置している。周囲の大半が北側に付設しているのと比較するとやや異質で、地形的な

面を考慮して造られたと考える。検出の際には煙道入 り口を塞 ぐように構築粘土が崩れた状態で残っており、

その上に若千炭化物が付着していた。カマ ドの左側壁面には芯材に用いたと思われる石があり、燃焼部付近

からは芯材や支脚の抜き取 り穴を検出している。土坑の近くにある石 もカマ ドの天丼もしくは芯材に利用し

ていたと思われる。燃焼部焼土は中心の厚さが 6cmで規模が約35× 45cmの不整な楕円形を呈し、やや東側

の壁寄 りに位置している。煙道は割 り貫き式で奥行きが13m・ 径が30cmあ り、奥が20cm程度深 く下 り勾配

になっている。また煙 り出しピットは深さが1.2m。 径が35cmを 測 り底部に窪みを伴っている。

遺物は検出面下及び埋土中から土師器の甕の破片 (486他 )が数点出土 している。

S i153竪穴住居跡 (第254図、遺物図版42、 写真図版183・ 238)

赤28A区 のⅨC-16・ 17rosグ リッドに位置し、尾根頂部平坦面のⅥ層上面で検出している。平面の形
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状はN-7° 一Eを 主軸方位とする、不整な隅丸方形を呈している。壁長は南・北と東側が3.Om・ 西側が2.8m

あり、床面積は約10笛 を測る。壁はいずれも外傾して立ち上がり、南側の一部及び西側の上部が崩落してい

る。壁高は北及び東側の中央で50cm前後、南及び西側の中央で75cm前後を測る。埋土はレンズ状の自然堆

積で、上位黒褐色土系と下位黄褐色土系に大別される。また、壁際の下層は壁の崩落によるマサ土 1/1ヽ～中)

を若干含んでいる。床面は壁際外周30～80cm程度を残した大半に貼床されており、柱穴を 2基 (Pl・ P2)

伴っている。柱穴 2基は深さが同程度で底部に堅さがありいずれも主柱穴と思われるが、配列が不規則でや

や疑問が残る。床面施設としては深さ 6cm。 幅10cmで、全長が約70cmを 測る溝状の窪みを検出している。

南側の壁から30cm程度離れたところに位置しており、壁溝の残存よりも木根痕の可能性が高い。

カマ ドは北側壁面のほぼ中央に位置している。芯材や支脚の抜き取 り穴はみられるが、芯材の石及び構築

粘土は残っていない。燃焼部焼土は約40× 60cmの規模で不整な楕円形を呈し、中心の厚さは 6cm程度ある。

煙道は割 り貫き式で奥行きが1.3m。 径が40cmあ り、やや下 り勾配になっている。また煙 り出しピットは深

さは65cmで、径が35cmを 測る。

遺物は埋土から土師器の奏の破片 (487・ 489)及 び鍛冶滓が 3点、カマ ド周辺 (488)や床面からも土師器

の甕の破片が少量 (9号袋 1/2)出土している。なお、鍛造の痕跡が見られないことから鍛冶津は流れ込

みと思われる。

S1154竪穴住居跡 (第255図、遺物図版104、 写真図版184・ 289)

赤28A区のⅨC-16p・ Q。 17qグ リッドに位置し、尾根頂部平坦面のⅥ層上面で検出した。検出時には文

化課によるトレンチの跡が見られたが、床面まで達しておらず埋土以外遺構への影響はない。平面の形状は

N-12° 一Eを主軸方位とするやや歪んだ隅九長方形を呈している。壁長は北側が3.5m、 南側が3.2m、 東

及び西側が4.Omあ り、床面積は約14� を測る。赤28A区の尾根にある住居跡の中では、最も規模が大きい。

壁はいずれもやや外傾して立ち上がり、壁高は南及び西側の中央で45cm前後、北及び東側の中央で30cm前

後を測る。埋土はレンズ状の堆積で、上位の自然流入による黒褐色土と下位の人為的廃棄と思われるにぶい

黄橙色土に大別される。床面は南及び西側の壁際を残したほぼ全面に貼床がなされており、柱穴を3基 (P

l～ P3)伴 っている。柱穴 3基は径が20cm前後で深さが約 5cmあ り、副柱穴と思われる。また四隅には

若千の窪みがあり堅さを伴うことから主柱穴があった痕跡が窺える。

カマ ドは北側壁面のほぼ中央に付設してあり、煙道入 り口が床面より10cm程度上に位置している。袖部

には構築粘土が若千残っており、芯材・支脚の抜き取 り穴も検出している。また袖部下の岩盤には 7cm程度

造 り出しの隆起がみられる。燃焼部焼土は40× 47cmの規模でやや不整な精円を呈してお り、中心の厚さは

7cmを 測る。煙道は到 り貫き式で奥行きが1.Om。 径が30cmあ り、勾配はあまりないが入 り口から約60cm

のところで急に深 くなる。煙 り出しピットは深さが45cm・ 径が35cmを 測 り、底部に窪みを伴っている。

遺物は埋土から土師器の甕の破片が数点 (G1/2)、 及び鍛冶津が 2点、砥石が 1点出土している。住居

内には鍛造の痕跡は見られず、鍛冶津は流れ込みと思われる。

S1155竪穴住居跡 (第256図、遺物図版42、 写真図版184。 238)

赤28A区 のⅨC-16oopグ リッドに位置し、尾根頂部緩斜面のⅥ層上面で検出している。平面の形状は

S-15° ―Wを主軸方位 とするやや不整な隅丸方形を呈している。壁長は南北両側及び西側が2.6m。 東側

が2.5mあ り、床面積は約7.3∬ を測る。壁は垂直気味に立ち上が り、壁高は南側中央で80cm、 北側中央で

30cm、 東及び西側の中央で55cm前後ある。埋土はレンズ状の自然堆積で、上位に黒褐色土・下位に黄褐色

土が重なり、東側の壁際・床面近 くには壁の崩落によるマサ土を含む層がある。床面は北西の壁側に三角形
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第254図 S1153竪穴住居跡

o                            2m

S1153
1 10YR2/3(黒褐)し まりやや有、粘性無、毛根を多く含む

ζ:群誘 煙紹と島望議戦鱗の混合上しまり堅、粘性無
::!解ミ写4罐;しまイ客i穂権雑、マサ上を桂状値ガうに少量
,:II予登務続蟹塘ヤをま写浩中籍毯無
患:認予影ユ歴蠍ゝ姜基イCまサ砦F耗程無、マサ上をプロック状御ヽ～めに微量
社群駿 脹賽糟言霰畳|こ節≧神銘程無、姑床

d

翠l瑠ャ認方罠だぶぃ黄働 しまり有、粘性無 マサ土櫛 状 値 か に微量

2 10YR7/4(に ぶい黄栓)し まり竪、粘性無

3 10YR7/6(明 黄掲)し まり堅、粘性無

::子詩謡98駆繁学季望fし螢擁碧常に堅、粘性無循の風化?)

6 10YR4/4(褐 )し まり有、粘性無
7.FrRν4(に ぶい橙)燃焼部焼土

o           5Clcm

―
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S正 155  Kl
l.10YR6/4く にぶい黄橙)砂質、しまり堅

粘性無、マサ上を粒状 (極小)に少量

Si1 55地床炉

生 H_578m   上

0           50cm

S1155 地床炉
1.5YR6/4(に ぶい橙)焼土

B

0                2m

S1155
1 10YR2/2(黒褐)しまりやや有、粘性無
2.10YR2/2(黒 褐)10YR3/4(黒褐)の混合 しまりやや有、粘性無
3 10YR3/4(黒褐)砂質、しまり有、粘性無
4,10YR5/4(に ぶい黄褐)砂質、しまり有、粘性無
5.10YR4/4(褐 )しまり有、粘性無
6 10YR5/8(黄 褐)しまり有、粘性無
7.10YR3/3(暗 褐)砂質、しまり有、粘性無
8 10YRν 6(黄褐)しまり有、粘性無
9,10YR6/4(に ぶい黄橙)しまりやや堅、粘性無、マサ上を粒状 (極小)に少量
10 1oYR6/4(1こ ぶい黄橙)しまり有、粘性無
■ 10YRν6(明黄褐)砂質、しまり堅、粘性無、貼床

S1155 カマ ド
1 10YR7/6(明黄褐)し まり有、粘性無
2.10YR5/6(黄褐)しまりやや堅、粘性無
3 10YR6/4(に ぶい黄橙)しまり有、粘性無
4 10YR4/4(褐 )し まりやや堅、粘性無
5,10YR4/6(褐 )し まり堅、粘性無
6 10YR5/4(に ぶい黄掲)しまり有、粘性無
7.10YR7/4(に ぶい黄橙)しまりやや有、粘性無
8 75YR5//8(明 褐)弱い焼上、しまりやや有、粘性無
9 10YR7/4(に ぶい黄橙)しまり堅、粘性無
10,10YR5/6(責 褐)しまり有、粘性無
H.5YR6/4(にぶい橙)燃焼部焼土

ｄ
一

第256図 S1155竪 穴住居跡

0             50cln
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状を呈 した貼床がなされてお り、東の壁際中央に柱穴を 1基 (Pl)伴 っている。柱穴Plは径が25cmで深

さが10cmあ り、底部が堅く主柱穴と思われる。床面の風化がかなり進んでおり、Pl以外には柱穴の痕跡

はみられない。床面施設としては中央付近から地床炉を 1基、南西隅から土坑を 1基 (Kl)検出している。

地床炉の焼土は一辺約20cmの不整な方形を呈し、厚さは 3cm程度ある。地床炉検出の際には羽口を付設し

たような形状の炭化物痕がみられ、鍛冶炉跡の可能性が考えられたが、鍛造剥片は検出されず北西隅にあっ

た石も鉄砧石 らしき使用の痕弥はなかった。土坑Klは 60× 90cmの規模で、平面形が台形を呈している。

埋土が人為的で堅く締まっていたことから、貼床跡の可能性も考えられる。

カマ ドは赤28A区の尾根上にある竪穴住居跡の中で、唯一南側壁面に位置している。この地区の尾根上で

は最も勾配があるところで、地形的な面を考慮 して造られたと思われる。構築粘土は残っていないが、燃焼

部周辺には芯材や支脚の抜き取 り穴がみられる。また袖部付近の岩盤は 3cm程度隆起しておリカマ ド造 り

出しの跡が見られる。燃焼部焼土は約40× 50cmの不整な楕円形を呈し、中心の厚さは約 5cmあ る。煙道は

割 り貫 き式で奥行きが1.3m・ 径が35cmあ り、勾配はあまりない。煙 り出しピットは深さが1.lmで 径が

35cmを 測 り、底部が上場より15cm程度奥に内傾している。

遺物は埋土から土師器の甕の破片が 2点 (490・ 491)及 び鍛冶淳が 5点、そのほか土師器の郭と甕の破片

が少量 (9号袋 1/2)出土している。なおS1153'154同様、鍛冶津は流れ込みと思われる。

S l156竪穴住居跡 (第257図、遺物図版42・ 128、 写真図版185。 239。 308)

赤28A区のⅨC-15。 16m・ nグ リッドに位置し、尾根頂部のⅥ層上面で検出している。東側 (谷側)の

一部が床面まで削られており、露呈した床面から炭化材を確認している。また検出面の所々に片状の炭化物

があり楕円状にやや色調が異なる部分がみられたことから、焼失住居と炭窯の重複と捉えていた。精査の段

階で炭窯の壁面は検出されず、楕円状に見えた部分は締まりが異常に堅く重機跡だった可能性が高い。平面

の形状はN-20° 一Wを主軸方位とする不整な隅九方形を呈している。壁長は南側が4.Om、 北側及び東・西

側が3.6mあ り、床面積は約13� を測る。南と西の壁は垂直気味に,北側の壁はやや外傾気味に立ち上が り、

壁高は南及び西側の中央で50cm前後、北狽Iの 中央で25cmを 測る。埋土は上位に黒褐色土、下位に黒褐色土

とにぶい黄褐色土の混合土が堆積 しており、全体に炭化物片 (極小～中)を含んでいる。上位の層はレンズ

状の自然堆積で、下位は消火の際に土を被せてできた人為的堆積と思われる。床面には中央から北東側の壁

に入 り込むように貼床がなされており、四隅及び南側中央に柱穴を 5基 (Pl～ P5)伴っている。柱穴の

うち規模・配列から判断して、Pl～ P3は主柱穴、P4・ P5は副柱穴と思われる。そのほか南側壁面近

くから壁溝の残存と思われる溝跡を検出している。なお床面に粉状の炭化物は余 り見られなかったが、柱穴

P4か ら検出した炭化材 (R Cll)を 始め壁や柱の材が木炭状の塊になって残っており、土による消火が早

く蒸 し焼き状態になったためと捉える。炭化材の分析結果は柱材 (R Cll)や 壁材 (R C10等 )がクリの木で、

用途不明であるがナラやケヤキも若千含まれてた。

カマ ドは北側壁面のほぼ中央に位置している。構築粘土は残っておらず、袖部付近から芯材の抜き取 り穴

を検出している。また燃焼部中央上の埋土から土器片を伴った石 (Sl)が出土してお り、支脚として利用

していた可能性が考えられる。燃焼部焼土は33× 42cmの規模で楕円形を呈し、中心の厚さは約 5cmあ る。

煙道は割 り貫き式で奥行きが1.3m・ 径が30cmあ り、やや下 り勾配になっている。煙 り出しピットは深さが

48cmで、径が27cmを 測る。

遺物は埋土から須恵器の壼の破片が 1点 (494)と鍛冶滓が 1点、またカマ ド左側の床面近くから土師器の

発の完形が 2点 (492・ 493)出土している。
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S1156 カマ ド
1.10YR6/4(1こぶい黄橙)しまり有、粘性無
2.10YR4/3(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無
3.10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり堅、粘性無
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5.75YR5/6(明 褐)弱い焼土、しまり堅、粘性無
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S1157竪穴住居跡 (第258図、遺物図版42・ 43、 写真図版186・ 239)

赤28A区のⅨ・XC-20'lm・ nグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出している。尾根東側下にあるテラ

ス状の枝尾根緩斜面に立地し、谷側 (東側)が床面近くまで削られていて、検出の際に貼床の一部を確認し

ている。貼床の露呈している部分が直線的に切れていたため 2棟が重複 していると捉えていが、精査の過程

で床面が 2段になった構造をしており、段差の部分で貼床が切られているように見えていたことが判明した。

平面の形状はS-67° 一Wを主軸方位とする隅丸方形を呈しており、壁長は一辺が4.7m、 床面積は約22雷

を測る。壁はいずれもやや外傾気味に立ち上が り、南東側の一部が消失している。壁高は南北両側の中央で

30cm前後、西側 (山側)の 中央で65cm、 東側の中央で 7cmを 測る。埋土はレンズ状の自然堆積で、黒褐色

土と褐色土が大半を占め、下位ににぶい黄褐色の砂質土層がある。また南側のカマ ド横中位には約50×

80cmの範囲内に厚さ3cm程度のイガイを主とする貝層があり、住居跡の埋土にできた窪みに山側から捨て

られたものと思われる。床面は四辺を取 り囲むように貼床がなされ、北東部は前記したように 5～ 10cmの

段差を伴っている。低い方の床面は3.3× 36mの広さで隅丸方形を呈 しており、拡張によって生じた可能性

もあるが、下の面にカマ ドがあった痕弥はない。柱穴は 7基 (Pl～ P7)検出している。配置及び規模か

らP5'P6は主柱穴、Pl～ P4及びP7は副柱穴と捉える。

カマ ドは西側壁面のやや南寄 りに位置している。構築粘土は崩れた状態で若干残っており、芯材や支脚の

抜き取 り穴もみられる。燃焼部焼土は径が55cmの不整な円形を呈しており、中心の厚さは約 5cmを 測る。

なお燃焼部の周辺にみられる凹凸は、木根による攪乱が原因と思われる。煙道は到 り貫き式で奥行きが1.5

m・ 径が33cmあ り、勾配はあまりない。また煙 り出しピットは深さが約1.Omで 、径が35cmを 測る。

遺物は埋土及びカマ ド周辺から土師器の奏が 1点 (495。 496)ずつ、そのほか土師器の郭や奏の被片が多

量 (9号袋 2/3)、 また須恵器の破片や鍛冶津 (3点)及び磨石 (1点)等が出土している。

S1158竪穴住居跡 (第259図、遺物図版43、 写真図版187・ 239)

赤28A区のⅨC-190グリッドに位置し、Ⅵ層上面で検出している。尾根東側下の急斜面に立地し床面が

削られており、検出の時点で貼床の断面層を確認している。平面形の詳細は不明であるが、残存部で推祭す

るとN-7° 一Eを 主軸方位とする隅丸方形を呈していたと思われる。壁長は西側 (山側)が2.8m南北両側の

残 りが17mあ り、貼床範囲から床面積は約6.3だ あったと推定する。壁はいずれもやや外傾して立ち上がり、

壁高は西側中央で1,Om、 南側中央で30cm、 北側中央で45cmあ る。埋土は上位が黒褐色土の自然堆積で、下

位が明黄褐色土及び褐色土の人為的堆積と思われる。床面には北壁側と南側半面の中央から谷側へ向かって

貼床してあり、南及び西側の壁近 くに柱穴を3基 (Pl～ P3)伴っている。また西側の壁際には壁溝の痕

跡がみられる。柱穴は径がいずれも15～20cm程度であるが、深さ 。配置から判断してPlが主柱穴、P2・

P3が副柱穴と捉える。

カマ ドは北側壁面の東寄 りで検出しているが、床面がかなり崩落しており本来は北側の中央付近に位置し

ていたと推察する。袖部には芯材の抜き取 り穴が見られ、周辺に芯材に使用 したと思われる20cm前後の石

が散在 していた。燃焼部焼土は径が約45cmのやや不整な円形を呈し、中心の厚さは 6cmを 測る。煙道は制

り貫き式で奥行きが1.2m・ 径が約30cmあ り、奥が入 り口より25cm程度深 く下 り勾配になっている。煙 り出

しピットは深さが57cm。 径が25cmを 測 り、底部に窪みを伴っている。

遺物はカマ ドの袖付近及び床面から完形に近い土師器の奏が 2点 (497・ 498)、 そのほか埋土中から土師

器の奏の破片が数点と鍛冶津が 1点出土している。
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S1157

A H=51lm

S1157
1 10YR2カ (黒褐)し まりやや有、粘性無

2.10YR4//4(褐 )し まり有、粘性無
マサ土を粒状 (極小)に少量

3 10YR2/2(黒褐)と 10YR4/4(褐 )の混合

しまりやや有、粘性無
4 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無

マサ土を粒状 (極小)に少量

5 10YR3/3(暗褐)しまり有、粘性無

`:認

¥曇務脇簑描声縁皆?τまテ墨!懇蓬微館榛
無

Cll

日
ｎ
Ｈい＝用
　
´ヽＩ
Ⅵ
Ｉ

o                2m

S1157カマ ド。

S1157 カマ ド
1 10YR3れ (暗禍)し まり堅、粘性無

2 10YR5/6(黄 褐)し まりやや有、粘性無

3.10YR5/8(黄 褐)し まりやや竪、粘性やや有

4 10YR5/6(黄 褐)し まり堅、粘性無

5 10YR6/6(明 黄褐)し まりやや堅、粘性無

,:解駿 ‖武壌懲慶η専毯 雛雑
淵触 負省昇しまりやは 粘性無
9 5YR6/4(に ぶい橙)燃焼都焼土

A H_511Bm
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B

日
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「

o      50cn
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第258図 S1157竪穴住居跡
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SI司 58
S1158
1 10YR2お (黒褐)し ま り有、粘性無
2 10YR2/3(黒 褐)と 10YR4/4(褐 )の混合  しまり有、粘性無
3 10YR7/6(明 黄褐)し まりやや堅、粘性無
4 10YR4/4(褐 )し まりやや有、粘性無
5 10Y勲ノ3(にぶい黄褐)し まり有、粘性無
6 10YR5/4(に ぶい黄褐)し ま り有、粘性無
7 10YR5/4(に ぶい黄褐)し ま り有、粘性無

マサ土 をプロック状 (極小)に微量
8 10YR6/6(明 黄掲)し まり堅、粘性無、貼床

S1158 カマ ド
1 10YR7れ (にぶい黄橙)し まりやや有、粘性無

炭化物を片状 (極小～小)に微屋
2 10YR5/4(に がい黄褐)し まりやや有、粘性無

炭化物 を片状 (極小～小)に微量
3 10YR4/4(褐 )し まりやや堅、粘性無

炭化物 を片状 (極小)に微量
4 10YR7/4(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無
5 5YR6/4(に ぶい橙)燃焼部焼土

A
―

H‐534m

0                2m

第259図 S1158竪穴住居跡

S1159竪穴住居跡 (第260図 、遺物図版43、 写真図版187・ 239)

赤28A区 のⅨC-15。 16rグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出している。尾根西肩日の急斜面に立地し谷

側壁面の大半が崩落しており平面形の詳細は不明であるが、残存部で推察するとN-10° 一Eを 主軸方位と

する不整な隅九長方形基調を呈 していたと思われる。壁長は東側が2.6m。 南側が2.Om、 北と西側の残 りが

1.5mあ り、貼床範囲から床面積は約5.5だ と推定する。壁は外傾しながら立ち上が り、壁高は東側 (尾根側)

中央で80cm、 南及び北側の中央で65cm、 西側の中央で20cmあ る。埋土は大半がにぶい黄橙色土の一括廃

棄による人為的堆積で、下層の壁際に暗褐色土と明黄褐色土の自然堆積層が若干見 られる。東側に隣接する

S1153竪穴住居跡との間が 2棟の軒幅を考慮すると同時に建てられていたとは考えられず、 S1153を 掘 り

込んだ際に生じた廃土を利用してS1159を埋めたものと推察する。床面は東の壁側から0,7～ 1.Om程度残し

て貼床がなされており、また東側壁寄 りに壁溝痕を伴っている。

カマ ドは北側壁面Aと 南東隅Bの 2基を検出している。カマ ドAの燃焼部焼土は40× 60cmの不整な楕円

形を呈 して中心の厚さは 5cmを 測 り、深さが 3cm程度の窪みを伴っている。カマ ドBの燃焼部焼土は25×

30cmの不整な楕円形を呈して中心の厚さが 4cmを 測 り、燃焼部周 りに芯材及び支脚の抜 き取 り穴が見られ

る。煙道はいずれも割 り貫き式で、カマ ドA煙道は奥行き1.2m。 径45cmの、やや下 り勾配気味で、天丼が

入 り回から約30cm奥 まで崩落している。煙 り出しピットは深さが70cmで、径が35cmを 測る。カマ ドBの
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Si1 59

カマドA

A B

守

A H=600m

S1159 カマ ドA
l 10YRν 4(にぶい黄橙)し まり有、粘性無、マサ上を粒状 (極小)に微量
2.10YRν 4(に ぶい責褐)し まり有、粘性無、10YR4/4(褐 )多量に混入
3.10YR6/4(1こぶい黄橙)し まり堅、粘性無
4,10Yミツ6(黄褐)しまり右、粘性無、10YR3/3(暗褐)多量に混入
5,75YR5/6(明 褐)弱い酸化焼上、しまりやや有、粘性無
6 5YR6/4(に がい橙)燃焼部焼土

S1159 カマ ドB
l,10YR6/4(1こぶい黄橙)し まり有、粘性無、

マサ土を粒状 (極小)に微量
2.10YR6//4(に ぶい黄橙)しまり有、粘性無、

マサ上をブロック状 (極小～小)に少量
3 10YR4れ (褐)しまり有、粘性無
4 10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無
5.5YR6/4(に ぶい橙)燃焼郡焼土

S1159
1 10YR6/4(に ぶい黄橙)しまり堅、粘性無、

マサ上を粒状 (極小～小)に微量
2.10YR6/4(1こぶい黄橙)しまり非常に堅、粘性無、

マサ上を粒状 (極小～小)に少量
3.10YR5/6(黄褐)しまり有、粘性無
4.10YR3/4(暗褐)し まり有、粘性無、

炭化物を片状 (極小～小)に微量
5 10YR6/6(明 黄掲)しまり有、粘性やや有
6 10YR5/6(黄褐)し まり堅、粘性無
7 10YR6/6(明 黄褐)しまり有、粘性無、貼床
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S1159カ マ ドA
工■H=597m b

d

S1159カ マ ドB

C H‐600m

0             50cn
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第260図  S1159竪穴住居跡
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煙道は奥行きが1.lm・ 径が25cmで下 り勾配になっており、煙 り出しピットは深さが1lm・ 径が30cmを測

る。なお住居の規模から2つのカマ ドを同時に使用していたとは考えにくいが、新旧については不明である。

遺物は埋土から土師器の甕の破片が多量 (499・ 501・ 502の他9号袋で 1。 1/2)・ 土師器の外の完形品が

1点 (503)・ 須恵器の奏の破片が 1点 (504)、 及び鍛冶津が 1点出土している。そのほかカマ ド財寸近からは

土師器の甕の破片が 1点 (500)出土している。

S1160竪穴住居跡 (第261図 、遺物図版43・ 105。 128、 写真図版188・ 240。 290。 308)

赤28B区のⅨD-16・ 17aグ リッドに位置し、尾根頂部平坦面のⅥ層上面で検出している。平面の形状は

N-13° 一Wを 主軸方位 とするやや不整な隅丸方形を呈 し、壁長は南および北側が2.7m。 東および西側が

23mあ り、床面積は7.2ど を測る。南及び東西の壁は外傾 して北側はややなだらかに立ち上が り、壁高は南

及び東側中央で約40cm、 北及び西側の中央で約30cmあ る。埋土はにぶい黄橙色土もしくは明黄褐色土の一

括廃棄による人為的堆積で、マサ土をブロック状 (極小～小)に含んでいる。床面には東側を 1/4程度残し

て貼床がなされ、北壁側と南東壁側に壁溝が見られる。また四方の壁寄に柱穴を 6基 (Pl～ P6)伴って

お り、そのうち規模・配置から判断してP2・ P5。 P6は主柱穴、Pl,P3・ P4は副柱穴と捉える。床面

施設としては土坑 1基 (Kl)と 地床炉を検出している。土坑Klは深さが約10cm、 規模が35× 60cmの 楕円

状で南西隅にあり、位置的な面から考えると主柱穴の上場が崩れて土坑状になった可能性もある。地床炉の

焼土はカマ ド燃焼部から30cm程度南西側に位置し、約15× 20cmの規模で不整な楕円形を呈しており厚さは

2cm程度ある。なお地床炉周辺に鍛造剥片は見られなかったが、南側の壁際から鉄砧石 (Sl:202)、 埋土

から鍛冶津が 1点出土しており鍛練鍛治が行われていた可能性はある。

カマ ドは北側壁面の中央よりやや東寄 りに付設してある。構築粘土が意図的にカマ ドの右側に崩されてお

り、その下 (床面上)か ら鋤先の完形品 (181)が 出土している。燃焼部焼土は35× 45cmの規模の不整な楕円

形を呈し、中心の厚さが10cm程度ある。また中央には若千の窪みがあり、周囲に芯材の抜き取 り穴を伴っ

ている。煙道は判 り貫き式で、奥行き1.5m・ 径が28cmあ り、奥が入 り口より30cm程度深 く下 り勾配になっ

ている。煙 り出しピットは深さが65cm・ 径が35cmを 測 り、底部に窪みが見られる。

遺物は前述の鋤先・鉄砧石・鍛冶津のほか、埋土から須恵器の甕の破片が数点 (509等 )、 土師器の郭及び

奏の破片が少量 (9号 1/3袋)出土している。

S1161竪穴住居跡 (第262図、遺物図版44・ 74、 写真図版189。 240・ 259)

赤28B区 のⅨD-18a・ bグ リッドに位置し、尾根東側緩斜面のⅥ層上面で検出した。東谷側の壁が崩落

しており詳細は不明であるが、残存部から推察すると平面の形状はN-6° 一Wを主軸方位とする隅九方形

を呈していたと思われる。壁長は西側が2.4m・ 南北両側の残 りが1.5m前後あり、貼床範囲から床面積は4.0

ni程度と推定する。南・西側の壁は外傾気味に、北側の壁はゆるやかに立ち上がり、壁高は西側中央で50cm、

南及び北側の中央で約20cmあ る。埋土は大半がにぶい黄橙色土系の人為的堆積で、マサ土をブロック状

(極小～中)に含んでいる。床面は西壁側を残して貼床がなされてお り、柱穴を 1基 (Pl)伴っている。P

lは規模・配置から主柱穴と捉えるが、Pl以外には柱穴の痕跡は見られない。

カマ ドは北西隅に位置している。構築粘土が崩れた状態にあり、床面中央付近に芯材に用いたと思われる

石が重なり合って残っていた。燃焼部焼土は不整な楕円を呈し12× 16cmと 小さめで、中心の厚さも2cm程

度である。煙道は到 り貫き式で、奥行きが1.3m。 径が35cmあ り、やや下 り勾配である。また煙 り出しピッ

トは深さが64cm。 径が30cmを 測る。

遺物はカマ ド周辺や埋土から土師器郭と甕破片が数点、須恵器奏破片が 1点、北側床面から土師器奏破片
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S,160

A_H_621m

S1160
1 10YR6/4(1こ ぶい黄橙)し まりやや有、粘性無、

マサ上をブロック状 (枢小～小)に少量
2.10YR6/6(明 黄褐)し まり有、粘性無、

マサ土をブロツク状 (極小～小)に微量
3 10YRν 4(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、

炭化物を片状 (極小)に微量
4 10YR6/6(明 黄褐)砂質、 しまり非常に堅、粘性無、貼赤

Ы160 カマ ド
1 10YR7/4(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無、

マサ土を粒状 (極小)に微量
2 10YR7/4(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無
3 10YR6/6(明 黄褐)し まり非常に堅、粘性やや有

(構築粘上の崩落)

4 10YR6/4(に ぶい黄橙)し まり堅、粘性無
5.10YR3/2(黒褐)し まり堅、粘性無、

災化物を粒状 (枢小)に微量
6.10YR6/4(に ぶい黄橙)と 10YR4/4(褐 )の混合、

しまり堅、粘性無
7 10YR4/4(褐 )し まり有、粘性無
8.10YR7/4(に ぶい責橙)し まり有、粘性無、

マサ土を粒状 (極小)に微量
9.5YR6/4(に ぶい橙)燃焼部焼土

S1160カ マ ド

〇
|

A H_620m

第261図 Sl1 60竪 穴住居跡

S1160 Kl

生 H‐619m b

0                    11n

S1160  Kl
l 10YR7/4(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無

S1160地床炉
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SI¬ 61カ マ ドS1161

A H_619m

0                2m

S1161
1 10YR7/4(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無、マサ土を微孟
2 10YRν 4(に ぶい黄橙)と 10YR6/6(明黄褐)の混合 しまり有、粘無
3 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無
4 10YR76(明 黄褐)しまり有、粘性無
5 10YR6//4(1こ ぶい黄褐)し まり堅、粘性無、マサ土 炭化物を微量
6 10YRυ 4(褐 )しまり有、粘性無、10YRν 4(に ぶい黄橙)を徴量
7 10YR″ 4(に ぶい黄橙)しまり有、粘性無、マサ上を少量
8 10YRν 6(明黄褐)砂質、しまり堅、粘性無、貼床

A H=616m

≧器 中 帥

S1161 カマ ド
1 10YRν 4(に ぶい黄橙)し ま りやや有、粘性無
2 10YR「Dれ (に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、マサ土を少量
3 10YR7/4(に ぶい黄橙 )と 10YRツ 4(にぶい黄褐)の混合

しまりやや有、粘性無
4 10YR6/6(明 黄褐)し ま り有、粘性無
5 10YR5/6(黄 掲)し ま り有、粘性やや有
6 10YR7/4(に ぶい黄橙)し まりやや有、粘性無、マサ上を少量
7 10Y馳/4(褐)し まり有、粘性無
8 10YR7れ (に ぶい黄橙)し ま り有、粘性無
9 5YR74(に ぶい黄)燃焼部焼土
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第262図 S1161竪 穴住居跡

(510)が出土している。

S1162竪穴住居跡 (第263図 、遺物図版44・ 105、 写真図版189・ 240・ 290)

赤28B区のⅨD-17bグ リッドに位置し、尾根頂部平坦面のⅥ層上面で検出している。平面の形状はN―

3° 一Wを主軸方位とするやや歪んだ隅丸方形を呈している。壁長は南及び北側が2.8m。 東及び西側が3.Om

あり、床面積は9.3∬ を測る。壁はいずれもやや外傾気味に立ち上が り、壁高は南側中央で40cm、 北側中央

で64cm、 東及び西側中央で55cm前後を測る。埋土は大半がにぶい責橙色土の一括廃棄による人為的堆積で

ブロック状 (極小～中)にマサ土を含んでおり、床面上に粒状の炭化物を含む層がある。床面は西壁寄 りを

残してほぼ全面に貼床されており、柱穴を 3基 (Pl～ P3)伴 っている。柱穴のうち規模・配置からみてPl

は主柱穴、 P2・ P3は副柱穴と捉える。床面施設としては炉を1基検出している。炉はやや南東寄 りに位置

し、25× 38cmの規模で瓢箪状を呈 している。また深さ8cm程度の窪みがあって、窪みの底部に焼土を伴っ

ている。焼土の規模は約20× 30cmで小整な楕円を呈し厚さが 3cmあ る。埋土から少量の鍛造剥片を検出し

ており、鍛練鍛治が行われていた可能性がある。

カマ ドは北側壁面の中央に位置している。煙道入 り回の壁上が崩れており、崩落したマサ土で入 り口が塞

がれていた。燃焼部焼土は径が約40cmの不整な円形状で中心の厚さが 5cm程度あ り、周辺からは芯材や支
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S1162

―▲一H‐621m

S1162
1.10YR6/4(に ぶい黄橙)しまりやや有、粘性無、

マサ上をプロック状 (4/1ヽ ～小)に中量
2 10YR6/4(に ぶい黄橙)と 10YR(1こぶい黄褐)

の混合上 しまりやや有、粘性無
3.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無
4.10YR7/4(に ぶい責橙)し まり堅、粘性無、

マサ土をプロック状 C極小～中)に少量
5.10YR5/4(1こ ぶい黄褐)し まり有、粘性無、

炭化物を粒状 (極小)に徴量
6.10YR7/4(に ぶい黄橙)しまり有、粘性無、

マサ土をプロック状 (小～中)に微量
7 10YR7/4(に ぶい黄橙)しまり有、粘性無、

マサ土をプロック状 (極小～中)に微畳
8 10YR6/6(明 黄褐)砂質、しまり堅、粘性無、貼床

S1162 カマ ド
1.10YR7/4(にぶい黄種うしまり竪、粘性無、

マサ土をプロック状 1/1ヽ )に少量
2.10YR″ 4(1こ ぶい黄橙)し まりやや有、粘性無、

マサ土をプロック状 (中)に多量 (天丼の崩落)

3 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無
4 10YR5/4(に ぶい責褐)し まり有、粘性無
5 10YR6/6(明 黄褐)しまり有、粘性無
6.10YR7/4(に がい責橙)し まりやや堅、粘性無
7.75YR6/6(橙 )弱い焼土、しまりやや竪、粘性無
8.5YR6/4(1こ ぶい橙)燃焼部焼土

Si1 62炉

a H=613m      b
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S1162 炉
1.10YR5/3(に ぶい黄褐)しまり有、

粘性無、陵化物を片状に多量
2.5YR6/4(に ぶい橙)焼土
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脚の抜き取 り穴を検出している。煙道は到 り貫き式で、奥行きが1.5m・ 径が35cmあ り、やや下 り勾配にな

っている。また煙 り出しピットは深さが75cmあ り、径が40cmを 測る。

遺物は埋土から土師器の奏の破片が少量 (511の他G1/2袋)出土している。

S1163A・ B竪穴住居跡 (第264図 、遺物図版44・ 45・ 105。 128、 写真図版190・ 191・ 240・ 241・ 290。 308)

赤28B区 のⅨD-16。 17c・ dグ リッドに位置し、尾根頂部平坦面のⅥ層上面で検出している。東側の埋

土が途中で60cm程 度張 り出してお り、さらに南側の尾根肩日に貼床と思われる土質が見 られたことから、

2棟以上の切 り合いと想定して精査を行った。 1棟 日の精査の過程で床面の北側に張 り出し部と直線上の段

差が見られ、その中央付近から溝状になったカマ ド煙道の残存を検出し、 2棟 目を確認した。そのほかにカ

マ ド或いは壁面と思われる痕跡はなく、 S1163Aと S1163Bの 重複と捉えて精査を進めていった。なお 1

棟目の床面の南北に10cm程度のレベル差があり3棟 目も考えられたが、北西側の壁際に壁溝が途切れるこ

となく回っており、その可能性は薄いと思われる。また南側で検出した土坑 2基は、 S K338が S1163Aの

カマ ド燃焼部焼土及びS1163Bの貼床を切っており2遺構より新 しく、 S K306が S1163Bの貼床を切っ

ていてS1163Bよ り新しいと判断する。

S H63Aの 平面形は掘 り込みが浅 く南側の壁全面と東西の壁の一部が削られてお り詳細は不明である

が、残存部で推察すると平面の形状はN-75° 一Wを主軸方位とする隅丸方形を呈していたと思われる。壁

長は北側で4.5m、 東側の残 りが4.lm・ 西側が4.4mを 測 り、推定床面積は約23だ である。壁はやや外傾して

立ち上が り、壁高は北側中央で20cm、 東側中央で 7cm、 西側中央で15cmを 測る。埋土は上位が暗褐色土・

下位がにぶい責褐色土で自然堆積と思われる。また中央付近の床面上には廃棄焼土の層が見られる。床面は

壁溝及び柱穴を伴っている。壁溝は北西の壁際及び東の壁際にあり、柱穴P3は南側に、Pl・ P2は北側

に位置している。柱穴 3基は規模から判断して、いずれも副柱穴と捉える。床面からは土坑を2基 (Kl・

K2)検 出している。土坑Klは北東隅にあり、径が約75cmの不整な円形を呈してお り、断面形は浅い筒

状で深さは50cm程度ある。一方土坑K2は床面の中央付近に位置し、O.9× 1.4mの規模の不整な長方形状で、

断面はU字状を呈し深さは65cmを 測る。なおKl・ K2と も人為的に埋め戻されていた。

カマ ドは南西隅に位置してお り、袖部両側に芯材の石と構築粘土が若千残っていた。燃焼部焼土は0.85×

1.lmの規模で不整な形状を呈し、中央の厚さは10cmを測る。また燃焼部中央には径が約40cm。 深さが 5cm

程度の窪を伴っている。煙道はないが、中央の壁際に幾分の掘 り込みが見られる。

遺物はカマ ド燃焼部付近から土師器の奏の破片 (517)や 須恵器の破片 (図番518・ 519)が まとまって出土

してお り、ほぼ完形に近い土師器の奏に接合できたもの (513)も ある。そのほか検出面から土師器の奏が 2

点 (514・ 516)、 埋土からも土師器の甕が 1点 (512)及 び鍛冶津が 1点、床面から土師器の甕が 1点 (515)出

上している。また不掲載遺物であるが土師器の郭の破片が 7点及び土師器の甕の破片が多量 (9号 1,1/2

袋)出土している。

S l163Bは S1163Aに大半が切られてお り規模。平面形の詳細は不明である。残存する壁及び検出した

柱穴 (Pl～ P4)の 配置から推察すると平面の形状はN-16° 一Eを主軸方位とする隅丸長方形を呈し、

南北両側の壁長が5.Om。 東西両側が5.3mで、床面積は25∬程度あったと思われる。埋土は北東壁側床面に人

為的な黄褐色土の層が見られただけで、ほとんど残っていない。床面は南と西側が帯状に、東側が不整な楕

円状に貼床してあり、柱穴を8基伴っている。柱穴は四隅に位置するPl～ P4及び中央のP5が主柱穴で、

Pl側のP6及びP2側のP7・ P8が副柱穴と思われる。床面施設としては北東隅に土坑を 1基 (Kl)

検出している。土坑Klは 65× 90cmの規模で不整な楕円を呈し、断面形が崩れたV字状で深さが50cm近 く
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Sl1 63A

S1163A・ B
l l∝宝3/3(暗褐)し まり堅、粘性無
2 ЮYR3/4(暗 褐)し まり有、粘性無
3.10YR5/4(1こ ぶい黄褐)しまり有、粘性無
4 10YR6/4(に ぶい黄橙)しまりやや有、粘性無
5。 10YR6/6(明黄褐)し まりやや有、粘性無
6.10YR5/4(1こ ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無
7.75YR5/6(明 褐)焼土、しまりやや有、粘性無 (廃棄焼土)

8.10YR6/6(明 責褐)と 10Yお /6(黄褐)の混合 しまり有、粘性無
9 10YR6/6(明 黄褐)砂質、しまり堅、粘性無、貼 り床

S1163A カマ ド

Sl1 63B カマド
a H‐

617m

S1163B Kl
l.10YR5/4(に ぶい黄褐)

しまりやや有、粘性無
2.10YR6/6(明 責褐)

しまり有、粘性無
3.10YR7/6(明 責褐 )

しまりやや有、粘性無
4.10YR7/4(に ぶい黄橙 )

しまりやや有、粘性無

Sl163A Kl

聖―H‐ 615m b

S1163A Kl
l.10YR5/4(にぶい黄褐)し まりやや有、

粘性無
2.10YR6/4(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無
3.10YR6/6(明 責褐)し まり有、粘性無、

マサ土をプロック状 (極小)に少量
4.10YR7/4(に ぶい黄橙)し まりやや有、

粘性無、マサ土をプロック状に中量
5。 10YR6/4(1こ ぶい責橙)し まり有、粘性無、

10YR6/6(明黄褐)を プロック状に少量

S1163A K2
C H‐

614m

S1163A K2
1.10YR5/4(1こぶい黄褐)しまり有、粘性無、

炭化物を片状にマサ土を粒状に微量
2.10YR6/6(明 黄褐)しまり有、粘性無、

炭化物を片状にマサ上を粒状に微量

S1168A カマ ド
1 10YR3/4(暗掲)しまり無、粘性無 (木恨痕)

2.10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無、
炭化物を片状 (極小～小)に微量

3.10YR5/4(1こ ぶい黄褐)しまりやや堅、粘性無
4.10YR4/4(褐 )し まりやや有、粘性無
5,10YR5/6(黄 褐)しまりやや有、粘性無
6.10YR4/6(掲 )し まり有、粘性無
7.10YR4/6(褐 )し まり竪、粘性無、

75YR5/8(明 褐)弱い、焼上が多量
8.10YR4/4(掲 )しまり有、粘性無
9,75YR5/4(に ぶい褐)弱い焼土、しまりやや堅、粘性無
10.10YR6/6(明 黄褐)しまりやや堅、粘性無
H.5YR6/4(にぶい橙)燃焼部焼土

S1163B カマ ド
1 10YR4/4(褐 )しまりやや堅、粘性無
2 10YR5/4(に ぶい黄褐)しまりやや堅、粘性無
3.10YR5/4(に ぶい黄褐)しまりやや有、粘性無、ArRを 含む
4 10YR6/6(明 黄褐)しまり有、粘性無
5,10YR7/4(に ぶい黄橙)しまりやや有、粘性無
6 10YR7/6(明 黄褐)し まり有、粘性無
7.10YR6/4(1こ ぶい黄橙う しまりやや有、粘性無

S1163B Kl
亙LH‐ 613m
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ある。また土坑の埋土は北東壁側床面の人為的埋土と類似し、一連の土器片 (RPl)を含んでいることか

ら、床面と同時に土器片を含んだ土によって埋め戻されたと推察する。

カマ ドは北側に残存する壁面のほぼ中央に位置しているが、溝状の煙道と皿状に窪んだ燃焼部が残るだけ

でほとんど削られている。燃焼部に焼土は見られず、煙 り出しピットも検出していない。煙道は立地から掘

り込み式と推測され、奥行きが約1.5mで径は20～ 30cmを 測 り、やや下 り勾配になっている。

遺物は土坑Klの埋土及び北東壁側から土師器の破片 (522)、 柱穴 P2・ P3の埋土から土師器の奏 (521・

523・ 524・ 525)や郭 (520)の破片が数点出土している。また床面から磨石が 1点 (204)、 柱穴 P22か ら鍛冶

津が 1点出土している。そのほか不掲載遺物であるが土師器の郭や巽の破片、須恵器の発の破片が数点出土

している。

S1164竪穴住居跡 (第265図 、遺物図版59、 写真図版192・ 248)

(亀 )

I区赤28B区北側の尾根頂部緩斜面、ⅨD-16・ 17dグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面であるが、表

土が薄く、掘 り込みが浅かったため北山側部分で部分的に壁高と南西側でカマ ドを検出したに留まり、遺存

状態は極めて不良である。煙道先端は S K3091こ切 られる。遺存部分から平面形・規模は、北東―南西の長

軸約 4m、 短軸約2.5m前後の隅九略長方形で、床面積は約 9∬ほどと推定され、主軸方位はN-50° 一W

である。残存する北隅の壁は外傾 して立ち上が り、壁高は最大約10cmか ら東側に向かい低 くなる。埋土は

不明である。床面は平坦で堅締、床面施設は検出されなかったが、北東と北西の壁際には総長約400cm、 幅

約15cm、 深さ約10cmほ どの壁溝を検出した。

カマ ドは北西壁の南側に付設されていたが、全体的に遺存状態は不良で、抜き取 りの小ピット3基が検出

され、袖部芯材 と思われる人頭大の石が倒壊 して点在 していた。燃焼部はおよそ平坦で火熱により50×

40cmほ どの歪な略楕円形で、厚さ約 3cmほ どが赤色変化していた。煙道は奥行き約130cm、 幅約50cmほ ど

の掘 り込み式で、外側に向かい緩い下り勾配である。

遺物は、壁溝から土師器の奏形土器片少量とカマ ドから土製支脚 1点 (17)が 出土した。

S1165竪穴住居跡 (第265図、遺物図版105、 写真図版193。 290)

I区赤28B区北側の尾根西側谷頭、ⅨD-16dグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。 S K309に

切 られる。谷側は崩落により消失しているが、遺存部分と貼床範囲から平面形・規模は、北一南の長軸約 3

m、 短軸約2.5m前後の隅丸略長方形で、床面積は約 6�ほどと推定され、主軸方位はS-25° 一Wである。

壁は鋭角的に外傾して立ち上が り、壁高は山側の最大約40cmか ら西側に向かい低 くなる。埋土はおよそ10

層に細分される黄褐色系上の人為堆積である。床面は平坦で堅締、谷側は貼床とされていた。床面施設は検

出されなかった。

カマ ドは南壁のほぼ中央に付設され、抜き取 り痕跡は認められないが、袖部芯材と思われる拳大の石が散

在していた。燃焼部は約70× 50cmほ どの楕円形で、深さ約 5cmほ どに掘 り窪められ、底面中央は火熟によ

り40× 30cmほ どの不整形で、厚さ7cmほ どが赤色変化 していた。煙道は奥行き約50cm、 幅約40cmの掘 り

込み式で、外恨Iに向かい上 り勾配である。煙出しピットは、径約30cmの略楕円形で、煙道よりも深 く掘 り

込まれ、深さ約20cmを 測る。

遺物は、埋土から土師器の奏形土器片少量と郭形土器片数点、磨石 1点 (205)と 鍛冶津が微量出土した。

S1166竪穴住居跡 (第266図、遺物図版45。 46・ 105'106・ 128、 写真図版193・ 241・ 242・ 290・ 291・ 308)

I区赤28B区北側の尾根頂部平坦面、ⅨD-16fグ リッド杭を中心に位置し、検出面はⅥ層上面である。

埋土上面で東西方向長軸の S Wl15を 検出した。本遺構が古い。平面形・規模は、一辺約4.5mほ どの隅九略
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S1164
1,10YR4/4(褐 )しまりやや有、粘性無
2 10YR6/3(に ぶい責橙)し まり・粘性無、砂質

Ч

卜

Ы 165 カマ ド
1.10YR6/4(にぶい黄橙)しまり極めて有、粘性無
2.10YR3/4(暗褐)しまり極めて有、粘性無
3.10YR6/3(に ぶい黄橙)し まり極めて有、粘性無、砂質
4 10YR3/2(黒 掲)しまり極めて有、粘性やや有
5 75YR5/6(明 褐)し まり極めて有、粘性無、弱い焼土

,I発器翻儡 )}織既土

第265図 S1164・ 165竪穴住居跡

S1164 カマ ド
1.数汀5/4(黄 褐)し まり・粘性やや有、マサ土プロック少量
2 5YR4/6(赤 掲)燃焼部焼土

S1165
1.宏ガ3/2(黒 褐)し まりやや有、粘性有、炭化物少量
2.25Y6/4(1こ ぶい黄)し まり 粘性やや有、マサ土少量
3.25Y74(黄褐)しまり。粘性やや有
4 25Y74(浅黄)し まり有、粘性欠、マサ土
5,25Y5/3(黄 褐)し まりやや有、粘性やや有
6 25Y5/4(黄 掲)しまり有、粘性欠
7.25Y4/3(オ リープ褐)しまりやや有、粘性欠
8。 25Y3/3(暗 オリープ褐)し まり有、粘性やや有
9.25Y6/4(に ぶい黄)しまりやや有、粘性無、マサ土
10.25Y5/6(黄 褐)しまり有、粘性やや有
11 25Y74(オ リーブ褐)し まり 粘性やや有、黄褐色土少量
12.25Y5/6(黄 褐)しまり 粘性やや有
13 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり極めて有、粘性無、砂質、貼床

S1165 カマ ド fll
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方形を呈し、床面積は約21∬ を測る。主軸方位はN-20° 一Eである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、壁高は

約40cmを測る。埋土はおよそ10層 に細分される責褐色系土の人為堆積である。床面は平坦で堅締、中央部

を除く四方が只占床とされていた。床面施設としては北東隅と中央南東よりにKl・ 2土坑 2基 と北東から北

西の壁際に総長約700cm、 幅約10cm、 深さ約10cmほ どの壁溝を検出した。柱穴は12基 を検出し、配置。規

模からPl～ 4が主柱穴と考えられる。Klの平面形・規模は開口部約80× 60cmの 楕円形で、深さ約15cm

の平底鍋形、K2の平面形・規模は開口部径約oOcmの 略円形で、深さ約15cmの鍋形を呈する。

カマ ドは北東壁のほぼ中央に付設され、本体天丼部は崩落し、袖部は架構・芯材として石や土器などは認

められないが、抜き取 りの小ピット4基が検出され、黄褐色土で構築されていた。燃焼部は径約100cmほ ど

の略円形で、深さ約 5cmほ どに掘 り窪められ、底面中央は火熱により径40cmほ どの略円形で、厚さ約 3

cmほ どが赤色変化 していた。この煙道側には土師器の甕形土器を転用 した支脚が検出された。煙道は奥行

き約150cm、 径約40cmほ どの到 り貫き式で、煙出しよりも奥まで掘 り込まれ、外側に向かい緩い下 り勾配

である。煙出しピットは径約35cm、 深さ約70cmを 測る。

遺物は、土器は北西床面からほぼ完形の上師器の奏形土器が 2個体 (526。 528)と カマ ド支脚転用の同一

個体と思われる 2点 (527・ 529)、 埋土から土師器奏形土器片中袋一つと郭形土器片 1点、須恵器の奏形土

器片数点と郭形土器片 1点、砥石と磨石各 2点 (207～ 210)、 北西埋上下位から鉄廷状の鉄板 1点 (182)と

棒状不明品 1点、P2か ら鉄塊系遺物 1個 と埋土から鍛冶津が微量出土した。

S l167竪穴住居跡 (第267図 、遺物図版46。 106。 124、 写真図版194・ 242・ 291・ 305)

I区赤28B区北側の尾根頂部平坦面、ⅨD-15f・ gグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。 SI

169と 重複し、本遺構が新 しい。平面形・規模は、北西―南東の長軸約 4m、 短軸約 3mの隅丸長方形で、床

面積は約8.8だ を測る。主軸方位はN-40° 一Eである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、壁高は西側約70cmか

ら東側では約30cmを 測る。埋土はおよそ10層 に細分されるマサ土混じりの黄褐色土の人為堆積である。床

面は中央部が南北長軸の170× 140cmの歪な略長方形に、深さ3cmほ ど掘 り窪められているが、およそ平坦

で堅締、カマ ド部分を除く壁際がコの字状に貼床とされていた。床面施設としては中央掘 り込みの南隅で径

約30cm、 深さ約 5cmの鍋形の炉 1基 と配置から主柱穴と考えられる柱穴 3基を検出した。

カマ ドは北東壁のほぼ中央に付設され、本体天丼部は崩落し、袖部は架構・芯材として石や土器などは認

められないが、抜き取 りの小ピット3基が検出され、黄褐色土で構築されていた。燃焼部は煙道側に上り勾

配で火熱により径約40cmほ どの略円形で、厚さ約 7cmほ どが赤色変化していた。煙道は奥行き約140cm、

径約40cmほ どの制 り貫き式で、煙出しよりも奥まで掘 り込まれ、外側に向かい下 り勾配である。煙出しピ

ットは径約35cm、 深さ約85cmを 測る。

遺物は、土器は埋土から土師器の奏形土器片中袋一つと須恵器の奏形土器片数点、要石 1点 (211)と 磨石

2点 (212・ 213)、 不明鉄製品 3点が出土した。

S ,168A・ B竪穴f■居跡、 SX 193工 房跡

(第 268・ 269図 、遺物図版46・ 59'74・ 106・ 128・ 129、 写真図版194～ 196・ 242・ 248・ 259'291・ 308)

I区赤28B区北側の尾根頂部平坦面、ⅨD-14g・ hグ リッドを中心に位置し、検出面はⅥ層上面である。

掘 り込みが浅く、東側の谷頭部分は崩落していたため、S X 193と S1168Aについてはあまり遺存状態は

良好ではない。検出時には北東―南西に長い重複するプランを確認したが、北側を中心に多量の炭化物が認

められ、民窯との重複も考えられた。精査の結果、 S1168Aは焼失住居跡と判明し、重複状況としては断

面観察と検出状況から、新旧関係は (新)S K337・ 345→ S X 193→ S1168A→ S1168B・ S K344→ SI

-467-



S1166

A H_60 6Hl

Sl166 Kl

ユ H=601m   二

ラ
S1166  Kl
l 10YR6/6(明 黄褐)

しまり極めて有、粘性無

S1166 K2

皇H=601m      ■

S1166  K2
1.10YR5/4(に ぶい黄褐 )

しまり有、粘性無

ｇ
卜
３

＝
Ｈ

＝

矧

‐

0          1m

0                            2m

Sl1 66カ マ ド

Ell          Ell

S1166
1 10YR3/3(暗褐)しまり無、粘性有
2 10YR4洛 (にぶい黄褐)しまり極めて有、粘性やや有
3 10YRν 4(1こ ぶい黄褐)しまり極めて有、粘性無、砂質
4 10YRν 4(に ぶい黄褐)しまり極めて有、粘性無、砂質、マサ土粒少量
5,10YR5/3(1こ ぶい黄褐)しまり極めて有、粘性やや有
6.10YR6/3(に ぶい黄橙)し まり極めて有、粘性無、砂質
7.10YR6/6(明 黄褐)しまり極めて有、粘性無、砂質
8.10YRν 4(にぶい責橙)し まり極めて有、粘性無、砂質
9.10YR5/8(黄褐)し まり極めて有、粘性有、カマ ド構築土
10.10YR7/6(明 黄褐)し まりやや有、粘性無、周滞
11 10YR6/4(に ぶい黄橙)し まり極めて有、粘性無、砂質、マサ土混、貼床

S1166 カマ ド
1 10Y留 /6(明黄褐)しまり極めて有、粘性無
2 10YR5/6(黄 褐)しまり有、粘性やや有、カマ ド構築土
3 10YR6/8(明黄褐)しまりやや有、粘性有
4 10YR4/3(に ぶい黄褐)しまり・粘性有、炭化物 焼土微量
5.10YR3/4(暗褐)し まり 粘性有
6 10YR6/6(明 黄褐)しまりやや有、粘性無
7.10YR5/6(黄 褐)しまり有、粘性やや有、カマ ド構築土崩落
8 10YR5れ (にぶい黄褐)しまりやや有、粘性無
9 75YR4/4(褐 )しまり極めて有、粘性有
10 75YR4/3(褐 )しまり有、粘性やや有、文脚抜き取 り穴
11 10YR6//6(明 黄褐)し まり極めて有、粘性無、支脚の裏ごめ土
12.5YR4/6(赤 褐)燃焼部焼土

0            50cm

日
蛍
毬
＝
Ｈ
　

ｒヽ―
判

第266図 S1166竪 穴住居跡

A H_602m
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S1167

A H=6114m

S1167
1 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり極めて有、粘性無、砂質
2.10YR6/4(|こ ぶい黄橙)し まり極めて有、粘性やや有
3 10YR4//2(灰黄褐)しまり極めて有、粘性無、砂質
4.10YR5/3(に ぶい責褐)しまり極めて有、粘性やや有
5。 10YR4た (褐)しまり極めて有、粘性やや有
6.10YR6れ (にぶい黄橙)し まり極めて有、粘性無、砂質
7 10YR6/6(明 黄褐)し まり極めて有、粘性無、砂質
8 10YR6/4(に ぶい黄橙)しまり極めて有、粘性無、砂質
9.10YR5/3(に ぶい黄褐)しまり極めて有、粘性無、砂質
10 10YR5/4(1こ ぶい黄褐)し まり極めて有、粘性無、砂質
■.10YRν4(にぶい黄橙)し まり極めて有、粘性無、砂質、貼床

S1167 カマド
1.10YR5れ～5/8(に ぶい黄褐～黄褐)

しまり極めて有、粘性有
2 10YR6/4(に ぶい黄橙)しまり有、粘性無、砂質
3 10YR5/3(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無、砂質
4.10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり・粘性無
5 10YR4/6(褐 )し まり極めて有、粘性やや有、

カマ ド構築土崩落
6.10YR7/3(に ぶい責橙)し まり有、粘性無、マサ土
7.75YR4/4(褐 )しまり極めて有、粘性やや有、

焼土粒少量
8 10YR6れ (にぶい黄橙)しまり極めて有、粘性無、

黄褐色土プロック少量
9 10YM4(褐 )しまり無、粘性やや有
10 10YR3/4(暗 褐)しまり無、粘性有
11.10YR4/6(褐 )し まり極めて有、粘性やや有、

焼土粒微量
12.lllYR3/1(黒 褐)し まり有、粘性やや有、

災化物微量
13.5YR4/6(赤 褐)燃焼部焼土

S1167カ マ ド

Cll

〇
|

AH_597m               B

第267図 S1167竪穴住居跡
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0            50cm

S1167 炉
1 10YR4れ (褐 )

しまりやや有、粘性無、
砂質、災化物微量

2.10YR2/1(黒 )

しまり 粘性無、炭化物微量
3.5YR4/6(赤 褐)焼土
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169(古)と 考えられる。

S X 193は、南側ⅨD-14hグ リッドに位置する。南東側が崩落により消失しているが、遺存部から平

面形。規模は、一辺約4.2mほ どの隅九略方形を呈し、床面積は約16�ほどと推定される。壁は外傾して立ち

上が り、壁高は西側約25cmか ら東側に向かい低 くなる。埋土は壁際に崩落のマサ土混じりの黄褐色土があ

るが、全体的には暗褐色土の自然堆積である。床面は平坦で堅締、中央部から西側壁際が貝占床とされていた。

床面施設としては南東壁を除き壁際に幅約20cm、 深さ約 5cmほ どの壁溝と中央部には東西方向約 2m、 幅

約20cm、 深さ3cm程の途切れるものも含めて根太痕跡と考えられる 5列、北東隅と中央東よりでは地床炉

各1基が検出された。ttAは径約50cmの略円形で、火熱により厚さ約 5cmほ どが赤色変化 していた。炉B

は西端が S K3451こ 切 られるが、およそ50× 30cmの楕円形で、火熟により厚さ約 3cmほ どが赤色変化 して

いた。

遺物は、埋土から土師器の奏形土器片数点と不明鉄製品が 1点出土した。

S1168Aは 、北側ⅨD-14gグ リッドに位置する。南側はS X 193に より、南東側は崩落により消失し

ているが、遺存部から平面形・規模は、北東―南西長軸の長軸約5.8m、 短軸約 4mほ どの隅丸略長方形で、

カマ ドの両脇が外側に張 り出す。床面積は約20笛 ほどと推定される。主軸方位はN-45° ―Wである。壁は

外傾 して立ち上が り、壁高は西側北東壁の最大約10cmか ら東側に向かい低 くなる。埋土は上位に人為的な

褐色系土、下位には戊化物を含む黒色土が部分的に、床面には全体的に火熱で赤色変化 した焼土が堆積 し、

壁際には焼失による炭化材が多量に残る。分析の結果、柱材はクリ、板材はケヤキが多 く、一部イタヤも混

じる。床面は概ね平坦で堅締、B住居は貼床とされていた。床面施設としては中央に地床炉 2基が検出され、

炉Aは径約70cmの不整な略円形で、火熱により厚さ約 5cmほ どが赤色変化 していた。tt Bは 南端がSXI

93に切られるが、およそ60cmの 略円形で、火熱により厚さ約10cmほ どが赤色変化していた。

カマ ドは北西壁の南側に付設されていたが、長い煙道を有せず、両脇は外側に張 り出していた。本体天丼

部は崩落し、袖部は芯材として土製支脚 1個 と、抜き取 りの小ピット5基が検出された。燃焼部は概ね平坦

で、火熱により100× 60cmほ どの不整形で、中央部がダルマ型により強く、厚さ約 5cmほ どが赤色変化 し

ていた。煙道は煙出しと一体的で奥行き約40cm、 幅約30cm、 深さ約5cmほ どの水平な掘 り込み式である。

遺物は、土器は土師器の奏形土器と郭形土器、破砕した須恵器の壼形土器片が少量出土し、カマ ド南側張

り出し床面から完形の土師器の奏形土器 1個体 (535)と 郭形土器 1個体 (538)、 東隅から耳皿 1個体 (534)

と破砕 した郭形土器 1個体 (539)、 カマ ド芯材に転用された支脚一個体 (18)、 砥石 1点 (214)、 鉄製品は床

面からほぼ完形の鉄鏃 1点 (183)、 鋏と思われる 1点 (184)、 紡錘車 1点 (185)、 鍔と鞘尻金具各 1点 (291・

292)と 不明品 2点、それと鍛冶津が極めて微量出土した。

S1168Bは、A住居の中央下に位置する。平面形・規模は、一辺約 3mほ どの隅九略方形を呈し、床面

積は約 8∬ほどを測る。主軸方位はN-40° 一Eである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、壁高は約30cmほ ど

が残る。埋土はマサ土を多 く含む明黄褐色系上の人為的堆積である。床面は概ね平坦で堅締、壁際を除き全

体的に貼床とされていた。床面施設としては中央に掘 り込みのある炉跡1基 と柱穴 2基が検出された。炉は

径約25cmの略円形で、深さ約 5cmの 九底鍋形を呈し、全体的に火熱により厚さ約 4cmほ どが赤色変化し、

一部黒く蒸焼状態となっていた。念のために採集した土からは鍛造剥片は抽出されなかった。

カマ ドは北東壁の東よりに付設され、遺存状態はかなり良好で、袖部には芯材として人頭大の板状の石を

用い、天丼部の架構には長さ55cmほ どの亜角礫 1個 を組み、黄褐色粘土で構築されていた。燃焼部は径約

70cmほ どの略円形で、深さ約 5cmほ どに掘 り窪められ、底面中央は火熱により径約18cmほ どの略円形で、
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S1168A・ B,SX193

A H=605m A' BI

C 
■‐604m

SX193
1 10YR5/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無

2 10YR3/3(暗褐)し まり有、粘性やや有
3 ЮYυ 4(褐 )し まり有、粘性無
4 10YRツ 4(1こ ぶい黄褐)し まり有、粘性やや有

5 10YR〃 3(黒褐)し まり有、粘性無、炭化物少量

,:認学驚先 維 武 壌 郷 しまη癌ぁ轄堵誉活整築、頻 、麻

8 10YR6/4(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無、砂質マサ土多量

み認¥彫参隆耕℃響ち単革砦、
・
轍桂署:働ヒ栃歩留

微量
H 10YR3/3(暗 褐)し まりやや有、粘性無、炭化物微量

12 10YR6/6(明 黄褐)し まり '粘性有

13 75YRワ 4(褐 )し まり有、粘性無、弱い焼土

14 10YR5/6(黄 褐)し まり 粘性有

15 10YR76(褐 )し まり極めて有、粘性有

16 5YR4/6(赤 褐)炉焼土

17 25Yν 4(オ リーブ幅)し ま り有、粘性やや有

ほ鋸¥溌 続饗瘤ヤを豊窃浩Ⅲ籍程戻fマ此ブロック妊
20 25Y7/4(浅 責)し まり有、粘性欠

21 25Y5/6(黄 褐)し まり欠、粘性やや有

22 25Y4/3(オ リープ褐)し ま り有、粘性欠

23 25Y4/6(オ リーブ褐)し ま り有、粘性欠

解 25Y4/6(オ リーブ褐)し まり有、粘性欠

25 25Yワ 4(オ リーブ褐)し まりやや有、粘性有

院多評

'覺

勝fr夢猶ャをま徐浩管線軍年有  
「

Sl1 68B
28 10YR2/1(黒 )し まり有、粘性無、炭化物微量

29 75YR4れ (褐)炉焼土

30 10YR6/6(明 黄褐)しまり極めて有、粘性無、

第268図  SH 68A・ B竪穴4生居跡

0                          2m
i

SX193コと

'雰

駒I(1)

l_)

マサ土少量、貼床

kl
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SX193 炉A

aH=600m       」主

SX193 炉 B

b H‐ 611 0m        b'

日
∞
ｏ
ｃ
Ｉ
Ｈ

′ヽ
Ｉ

Ⅵ

SX193 炉A・ B
1 5YRワ 6(赤褐)焼土

S1168A ttA・ B

S1168A ttA・ B
1 5YR4/6(赤 褐)焼土
2 5YR2れ (極暗赤褐)焼土A H_603m B

12(ヂ

S1168A カマ ド
1 10YR5/6(黄 褐)しまり 粘性有、黄褐色ブロック
2 75YR4/6(掲 )し まり 粘性やや有
3 5YR4/6(赤 褐)焼土内壁の崩落
4 10YR3/4(暗 褐)しまり 粘性有、炭化物・焼土粒微量
5 ЮYR4れ (褐)し まりやや有、粘性有、災化物・焼土粒微量
6 10YR4/6(褐 )し まり無、粘性有、炭化物微量
7 10YR2/3(黒 褐)し まりやや有、粘性有、炭化物微量
8 10YRν 6(黄 褐)し まり極めて有、粘性有
9 75YR4/6(褐 )し まり極めて有、粘性無、焼土少量
10 75YR5/6(明褐)し まり有、粘性無、焼土少量
11 5YR4/4(赤褐)しまり極めて有、粘性無、天上内壁の焼土
12 5YR76(赤褐)板状の焼土塊
ユ3 10YR3/4(暗褐)し まり ,粘性無
14 10YRν 6(黄褐)し まり極めて有、粘性有、支脚の抜 き取 り穴 ?

縁:¥影究罐罐糸褐)1燃焼部焼土

S1168B カマ ド
1 10YR5/8(黄 褐)し まり極めて有、粘性有
2 10YR6/4(に ぶい黄橙)しまり極めて有、粘性無
3 10YR5/8(黄 褐)しまり極めて有、粘性有
4 10YR4/4(褐 )しまり極めて有、粘性無
5 10YR5/8(黄 褐)し まり極めて有、粘性有、カマ ド構築土崩落
6 75YR76(掲 )し まり極めて有、粘性やや有、焼土粒微量
7 10YR7/4(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無
8 10YR6/6(明 黄褐)し まり有、粘性無、砂質
9 10YR6/4(に ぶい黄橙)し まり極めて有、粘性無
10.10YR73(1こ ぶい黄褐)し まり有、粘性無
11 75YR5/6(明褐)し まり極めて有、粘性有、焼土
12 10YRν 8(黄掲)し まり極めて有、粘性やや有、カマ ド構築土
13.10YR7/6(明 黄褐)し まり極めて有、粘性無、袖石の裏ごめ土
14 5YR5お (明赤褐)燃焼部焼土

S1168B炉

dH‐598m   ≦上

S1168B カマ ド
Ell

S1168B 炉
1 10YR2/1(黒 )し まり 粘性無、炭化物微量
2 75YR4/4(褐 )焼土

rEll

日
”
３
＝
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てう―
「

A H_600m

0             50cm

第269図  S1168A・ B竪穴4生居跡 。SX193工房跡 (2)
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厚さ約 3cmほ どが赤色変化 していた。煙道は奥行き約150cm、 径約30cmほ どの割 り貫き式で、外側に向か

い緩い下 り勾配である。煙出しピットは径約40cmの 略円形で深さ45cmを 測る。

遺物は、坦土から土師器の甕形土器片数点と羽口 2点 (155。 156)、 砥石と磨石各 1点 (215・ 216)、 床面

から琥珀の小玉 1点 (217)と 鍛冶津が微量出土した。

S1169竪穴住居跡跡 (第270図、遺物図版46・ 107・ 129、 写真図版196・ 242・ 292・ 308)

I区赤28B区北側の尾根頂部平坦面、ⅨD-15gグ リッドを中心に位置し、検出面はⅥ層上面である。本

遺構はS1167。 168・ S K344に切られる。南西側は崩落により壁が消失しているが、壁溝と貼床範囲から

平面形・規模は、一辺約 4mほ どの隅丸略方形を呈 し、床面積は約14.5∬ ほどと推定される。主軸方位は

N-30° 一Eである。遺存する壁はほぼ垂直に立ち上が り、壁高は西側約30cmほ どから東側に向かい低 く

なる。埋土はマサ土を多 く含む明黄褐色系土の人為的堆積である。床面は概ね平坦で堅締、南東谷側と北西

壁際が貼床とされていた。床面施設としては一部途切れるものの幅約 5～ 15cm、 深さ約 5～ 10cmほ どの周

溝が巡る。

カマ ドは北東壁の東よりに付設され、本体天丼部は崩落し、袖部は架構・芯材として石や土器などは認め

られないが、抜き取 りの小ピット4基が検出され、一部作 り出しとされ、黄褐色土で構築されていた。燃焼

部は煙道側に上 り勾配で火熟により径約50cmほ どの歪な略円形で、厚さ約10cmほ どが赤色変化 していた。

煙道は先端部が S1167に破壊されていたが、煙出しピットと思われる痕跡が認められ、奥行 き約140cm、

幅約35cmほ どの掘 り込み式と推定され、外側に向かい下 り勾配である。煙出しピットは、深さ約60cmほ ど

と推定される。

遺物は、南側床面から破砕した土師器の奏形土器 1個体 (541)と 破片数点と羽口片 1点、砥石と磨石各 1

点 (218・ 219)、 検出面でほぼ完形の刀子 1点 (188)と 鍛冶滓が極めて微量出土した。

S1171竪穴住居跡 (第271図 、遺物図版47・ 107、 写真図版197・ 243・ 292)

I区赤28B区北側の尾根東側谷頭、ⅨD-14iグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。本遺構はS

Wl17・ 118。 S K340に切 られる。南西谷側は崩落により消失しているが、貼床範囲から等高線と平行する

北東一南西の長軸方向で、平面形・規模は、長軸約4.8m、 短軸約 3mほ どの隅丸略長方形で、床面積は約12

だほどと推定される。主軸方位はN-45° 一Wである。遺存する壁はほぼ垂直に立ち上がり、壁高は西側最

大約65cmか ら東側に向かい低 くなる。坦土はマサ土を多 く含む明黄褐色系上の人為的堆積で、中位から床

面にかけてS1168Aも しくはS Wl17関連の廃棄と考えられる炭化材が多 く出土した。床面は概ね平坦で堅

締だが、明瞭な稜を持たないものの北側が 5cmほ ど一段高 く、南東谷側と北西壁際が貼床とされていた。

床面施設としては北側に径約80cmの円形で、深さ約65cmの筒状のKl土坑 1基、北半の山側壁際には総長

280cm、 幅約10cm、 深さ約 3cmほ どの壁溝を検出した。

カマ ドは北西壁の南側に付設され、遺存状態はかなり良好で、袖部には芯材として人頭大の板状の石を用

い、天丼部の架構には長さ55cmほ どの亜角礫 1個 を組み、黄褐色粘土で構築されていた。燃焼部はほぼ平

坦で、内部底面は全体的に火熱により厚さ約10cmほ どが赤色変化 していた。煙道は奥行き約130cm、 径約

30cmほ どの割 り貫き式で、ほぼ水平に掘 り込まれ、煙出しピットは径約30cmの 略円形で深さ30cmが残る。

遺物は、カマ ド周辺から上半が復元できた土師器の甕形土器 1個体分 (543)と 須恵器の発形土器片 1点

(545)、 砥石 2点 (220。 221)と 磨石片 1点 と不明鉄製品 1点が出土した。出土した炭化材は鑑定の結果すべ

てクリであった。
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0                  2m

S1169
1.25Y6/4(に ぶい黄)しまり有、粘性欠
2.25Y4/4(オ リープ褐)しまり・粘性やや有
3.25Y7/4(浅 黄)しまり有、粘性欠、マサ土
4.25Y5/4(黄 褐)し まり'粘性欠
5 25Y6/4(に ぶい黄)しまり有、粘性欠
6 25Y6/4(に ぶい黄)しまり 粘性やや有
7 25Y5/4(黄 褐)しまりやや有、粘性欠
8 25Y4/4(オ リープ褐)しまりやや有、粘性欠、炭化物微量
9 25Y7//4(浅 黄)しまり有、粘性欠
10 25Y6/4(1こ ぶい黄)し まりやや有、粘性欠
■ 25Y8/4(淡 黄)しまり有、粘性無
12.25Yν 6(明黄褐)し まり有、粘性やや有
13 25Yν 6(黄褐)しまり有、粘性欠
14 25Y74(1こ ぶい黄)し まり・粘性欠
15.25Y6/4(に ぶい責)しまり有、粘性無、壁溝埋土
16 10YR6/6(明 黄褐)し まり極めて有、粘性無、マサ土少量、貼床

S1169 カマ ド
1.10YR5/6(黄褐)し まり極めて有、粘性有
2.10YR6/4(1こ ぶい黄橙)し まり極めて有、粘性無
3.10YR5/6(黄 掲)し まり極めて有、粘性やや有、

マサ土プロック少量
4,75YR5/4(に ぶい褐)し まり有、粘性無、弱い焼土
5 10YR5/3(に ぶい黄褐)しまり極めて有、粘性やや有
6 ЮYR5/8(黄 褐)し まり極めて有、粘性有、

カマ ド構築土崩落
7 10YR5/4(1こ ぶい黄褐)しまり極めて有、粘性無
8.10YR76(褐 )し まり極めて有、粘性有、

カマ ド構築土崩落
9.10YR″ 3(1こ ぶい黄橙)し まりやや有、粘性無、

石の抜き取 り跡
10.10YR3/1(黒 褐)しまり極めて有、粘性無
H.75Y勲/4(褐)しまり極めて有、粘性やや有、

カマ ド内壁の弱い焼土
12 5YR4/6(赤 掲)燃焼部焼土

S阿 69カマ ド

第270図 S1169竪穴住居跡
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S1171カマ ド

S1171
1.10Y暫 /4(にぶい黄橙)し まり極めて有、粘性無、

砂質、マサ土粒少量
2.10YR6/4(に ぶい黄橙)し まり極めて有、粘性無、

砂質、マサ土粒少量
3.10YR5/4(に ぶい責褐)しまり極めて有、粘性無、砂質
4.10YR3/2(黒 褐)しまり極めて有、粘性やや有、炭化物少量

5,10YR6/6(明 責褐)し まり極めて有、粘性無、砂質
6 10YR4/4(褐 )し まり極めて有、粘性無、砂質、炭化物微量

7 10YR5/3(に ぶい黄褐)し まり極めて有、粘性無、砂質
8 10YR7/6(明 黄褐)しまり極めて有、粘性有
9.10YR7/3(に ぶい黄橙)し まり極めて有、粘性無
10.10YR5/4(1こ ぶい黄褐)し まり極めて有、粘性無、砂質
11.ブロック状焼土塊
12.10YR2/2(黒 褐)し まりやや有、粘性無、炭化材混入
13 10YR7/3(に ぶい黄橙)し まり極めて有、粘性無
14 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり'粘性やや有
15 10YR7/4(に ぶい黄橙)し まり極めて有、粘性無、

砂質、貼床
16.10YR6/6(明 責褐)し まり有、粘性無

S1171 カマ ド
1 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり'粘性無
2 1ωR5/3(1こ ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、炭化物微量
3 10YR4/4(褐 )し まり無、粘性やや有
4.5YR4/6(赤 褐)しまり有、粘性無、カマ ド内壁崩落土

5.5YR5/6(明 赤褐)焼土プロッタ、カマ ド内壁崩落土

6.10YR4/4(褐 )し まり,粘性無
7 10Y略/4(暗褐)しまり無、粘性やや有
8 10YR2/3(黒 褐)し まり極めて有、粘性無、炭化物少量

9,10YV6(黄 褐)しまり極めて有、粘性無、カマ ド構築土

10 5YR5/6(赤 褐)燃焼部焼土

01

b

0                      1m

S1171 Kl
l.10YR4/4(褐 )しまり無、

粘性やや有、災化物微量
2.10YR5/3(に ぶい黄褐 )

しまり・粘性無、砂質
3.10YR4/3(1こぶい黄tFJ)

しまり無、粘性やや有、炭化物微量
4.10YR3/4(暗 褐)しまりやや有、

粘性無、砂質
5 10YR3/1(黒褐)し まり無、

粘性やや有、炭化物少量
6 10YR5/3(に ぶい黄褐)

しまり・粘性無、砂質
7 10YR6れ (にぶい黄橙)

しまりやや有、粘性無、秒質

ｇ
０
８

ｌ
Ｈ
　

′ヽ
―

判

A H_590m

0            50cm

第271図 S1171竪 穴住居跡
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S1172竪穴住居跡 (第272図、写真図版198・ 325)

I区赤28B区北側平坦面の南端、ⅨD-13iグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。掘 り込みが浅

く、南東谷側が崩落により消失しているため、遺存状態は極めて不良である。遺存部分と貼床範囲から平面

形・規模は、一辺約2.5m前後の隅丸略方形で、床面積は約 6∬ ほどと推定され、主軸方位はS-40° 一Wで

ある。残存する北西側壁は鋭角的に外傾 して立ち上が り、壁高は最大約25cmか ら東側に向かい低 くなる。

埋土は上位中央にほぼ同時に廃棄された小さな貝層が3ケ所あるが、全体的にマサ土混じりの褐色系土の人

為的堆積である。床面は平坦で堅締、谷狽I半分が只占床とされていた。床面施設は検出されなかった。

カマ ドは南西壁のほぼ中央に付設されていたが、全体的に遺存状態は不良で、燃焼部焼土と煙道の痕跡を

検出したに留まる。焼土は径約30cmほ どの略円形で、厚さ約 5cmほ どが赤色変化していた。煙道は奥行き

約100cm、 幅約35cmほ どの掘 り込み式で、外側に向かい緩い下り勾配である。

遺物は、埋土から土師器の奏形土器片少量と羽口片 2点が出土した。貝類はアワビとイガイが最も日に付

いたものだが、詳細については遺物編を参照されたい。

S i173竪穴住居跡跡 (第272図 、写真図版198)

I区赤28B区北側尾根頂部から南側に下る緩斜面、ⅨD-13jグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面であ

る。南側が崩落により消失しているため全容は不明だが、遺存部分から平面形・規模は、一辺約2.5m前後の

歪な隅丸略方形で、床面積は約 6∬ ほどと推定され、主軸方位はN-10° 一Eである。残存する北側壁は外

傾して立ち上が り、壁高は北側の最大約30cmか ら南側に向かい低 くなる。埋土は上位の黒色土と壁際のマ

サ土混じりの褐色系土の自然堆積である。床面は平坦で堅締、中央部分が一部貼床とされていた。床面施設

は検出されなかった。

カマ ドは北壁のほぼ中央に付設されていたが、本体天丼部は崩落し、袖部は芯材として鉄津や石と抜き取

りの小ピット2基が検出され、黄褐色上で構築されていた。燃焼部は径約60cmほ どの略円形で、深さ約 3

cmほ どに掘 り窪められ、底面中央は火熱により径約40cmほ どの略円形で、厚さ約 4cmほ どが赤色変化 し

ていた。煙道は奥行き110cm、 径約25cmの判 り貫き式で、煙出しよりも奥まで掘 り込まれ、外側に向かい

下り勾配である。煙出しピットは径約30cm、 深さ約60cmほ どを測る。

遺物は埋土から土師器の奏形土器片少量と羽口片 1点、カマ ド芯材の鉄津約 2 kgが出上した。

S,174A・ B竪穴住居跡 。S X W75・ 76鉄生産関連炉跡、S X 194工 房跡 (第273～ 275図 、

遺物図版47・ 59'74・ 107'108。 129、 写真図版199・ 200,243・ 248・ 259'265・ 266・ 292・ 293・ 308・ 322)

I区赤28B区南側の尾根頂部平坦面、ⅨD-141グ リッド杭を中心に位置し、検出面はV・ Ⅵ層上面であ

る。検出当初は、等高線と直行する東西方向の長軸約 8m、 短軸約 6mの全体的に黄褐色系土を主体とする歪

な略長方形のプランで、西側には環状の黒色土範囲と北西には炭化物を多 く含む部分を確認したものである。

状況から西側の半人為的埋土と東側の人為的埋土の 2棟以上、また北西部には炭窯の重複と考えられ、東西

長軸にベル トを 1本、南北短軸にベル トを 2本設定して精査を行ったところ、精査過程で高低差のある床面

と軸のぶれる壁を順次確認した。断面観察と確認状況から新旧関係は、 (新)S N85→ S W121A→ S W121

B・ S N75→ S X 194・ S W122・ S K346→ S1174B→ S1174A(古 )と 考えられる。

SX:94は 、西側ⅨD-13k。 1グ リッドに位置する。北壁が S W1211こ 破壊されているが、残存部から

平面形 。規模は、南北長軸約 5m、 短軸約 4mほ どの隅九略長方形を呈し、床面積は約17ピほどと推定される。

壁は外傾して立ち上が り、壁高は北西側約40cmか ら東側約 7cmと低 くなる。埋土は中央上位と下位にマサ

土混じりの人為的な黄褐色系土と中位の自然堆積の黒色系土に大別される。床面は概ね平坦で堅締、全体的
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S1172

A H_605m

S1172
1 10YR2/3(黒褐)しまり有、粘性やや有、貝層
2.10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無
3 10YRo/6(責褐)し まりやや有、粘性無、砂質
4.10YR6/4(に ぶい黄栓)し まり極めて有、粘性無、砂質

Sl1 72カ マ ド

a H‐
ω2m                                     生

S1173 カマ ド
1 10YR4/6(褐 )しまり極めて有、粘性有
2.10YR6/6(明 黄褐)し まり極めて有、粧性有
3.10YR3/4(暗褐)し まり極めて有、粘性有
4,7うYR4/6(褐 )し まり極めて有、粘性有、

弱い焼土、カマ ド内壁崩落土
5 75YR4/4(褐 )しまり極めて有、粘性有、

え化物 焼土粒微量
6 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、砂質
7 10YR5/8(黄 褐)しまり・粘性有

ζ鷺程ヨ尊せξを,すま争:郡髭土1鰯
13.評R5/4(にぶい赤褐)燃焼部焼土

S1173

第272図  S1172・ 司73竪穴住居跡
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S1173カ マ ド

EEI

S1173
1 10YR3/4(暗 褐)しまり有、粘性無、炭化物徹量
2 10YR/4(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無
3.10YR5/6(黄 褐)しまり有、粘性無
4.75YR4/6(褐 )し まり極めて有、粘性有
5.10YR6/6(明 黄褐)し まり極めて有、粘性無、マサ土、貼床

01

S1172 カマ ド
ユ.10YR5/4(にぶい黄褐)しまり有、粘性無、砂質、炭化物微量
2.5YR5/6(明 赤褐)燃焼部焼土

自
呂
毬
＝
璃

′ヽＩ
Ⅵ

0           511cm

A H=597m
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に貼床とされていた。床面施設としては南東隅を除く三隅にKl～ 3土坑の 3基、北西壁際に総長約 4m、

幅約20cm、 深さ約 5cmほ どの壁溝と中央には総長約 4m、 幅約20cm、 深さ約 5cmの コの字状の溝跡、南

西壁際と中央東よりでは地床炉各 1基が検出された。南西隅のKlの平面形・規模は長軸約]20cm、 短軸約

70cmの略長方形で、断面形は深さ約20cmの鍋型、北東隅のK2の平面形・規模は径約80cmの略円形で、断

面形は深さ約40cmの筒状、北西隅のK3の平面形・規模は長軸約80cm、 短軸約55cmの略長方形で、断面

形は深さ約25cmの箱形を呈する。南西側の炉Aはおよそ60× 40cmの 略長方形で、火熟により厚さ約10cm

ほどが赤色変化していた。中央の炉Bはおよそ径40cmほ どの略円形で、火熱により厚さ約 7cmほ どが赤色

変化していた。コの字状溝と炉A・ Bの状況から工房跡の拡張建替えの可能性も考えられる。

遺物は、土器は埋土から土師器の奏形土器片が中袋一つと郭形土器片数点、須恵器の甕形土器片 1点、羽

口片が埋土から4点 とK2か ら1点、床面から鉄砧石 1点 (227)と 磨石 1点 (228)、 鉄製品は埋土から完形

の釣針 1点 (193)と 不明品 3点、それと鍛冶津が微量出土した。

S1174Aは、西側ⅨD-13k・ 1グ リッドに位置するが、 S X 194に大半が破壊され、西壁と床の一部、

及びカマ ド煙道が検出されたに留まる。平面形・規模は不明であるが、遺存する西壁長は約3.5mを 測 り、隅

丸略方形を呈すると推測される。壁は外傾して立ち上がり、壁高は遺存する西壁で約20cmを 測る。

カマ ドは西壁のほぼ中央に付設されていたが、本体部は消失してお り、煙道は奥行約110cm、 径約30cm

の到 り貫 き式で、煙出しよりも奥まで掘 り込まれ、外側に向かい下 り勾配である。煙出しピットは径約

30cmで煙道よりも深 く、深さ約35cmほ どを測る。遺物は埋土から砥石片 1点が出土した。

SI¬ 74Bは、東側ⅨD-141グ リッド杭を中心に位置する。カマ ドが 2基 と鉄生産関連炉跡が 2基検出

され、遺存状況と配置関係から、住居の建替え後に工房転用という3～ 4期があったと考えられるが、各期

の詳細については区別できないため遺存部分について記述する。東谷側は崩落により消失しているが、遺存

する貼床範囲から平面形・規模は、一辺約5,5m前後の隅丸略方形で、床面積は約28� ほどと推定される。主

軸方位はカマ ドA・ Bと もN-20° 一Eである。遺存する壁はほぼ垂直に立ち上が り、壁高は西側最大約

35cmか ら東側に向かい低 くなる。埋土は全体的にマサ土を多 く含む明黄褐色系土の人為的堆積で、中央部

床上には炭化物と鍛造剥片を多 く含む黒色土が広が り、北東部床上とカマ ド上位には焼土混じりの炉壁片と

小鍛冶津を含む赤みがかった黄褐色系土が堆積していた。床面は概ね平坦で堅締、東谷側は貼床とされてい

た。床面施設としては北西壁際と中央西側にKl～ 3土坑の 3基、北東部カマ ド近くにS XW76と 中央西寄

りにS X W75の 2基、東谷側は不明だが、カマ ドA部分を除き壁際に幅約10cm、 深さ約 5～ 7cmほ どの周

溝と柱穴 7本 を検出し、配置・規模からPl～ 4が主柱穴と考えられる。Klの平面形・規模は径約100cmの

略円形で、断面形は深さ約60cmの筒状、K2の平面形・規模は径約70cmの略円形で、断面形は深さ約35cm

の筒状、K3の平面形・規模は長軸約HOcm、 短軸約85cmの略長方形で、断面形は深さ約55cmの箱形を呈

する。 S XW75'76については後述する。

カマ ドは北壁に付設され、カマ ドAは ほぼ中央に、カマ ドBは東寄 りに位置する。カマ ドAは本体天丼部

は倒壊 していたが、状況からS XW76の操業に際して棚状に整地されたものと考えられる。袖部には芯材と

して羽回の使用が認められ、黄褐色土で構築されていた。燃焼部は径約70cmほ どの略円形で、深さ約 5cm

ほどに掘 り窪められ、底面中央は火熱により40cmほ どの不整形で、厚さ5cmほ どが赤色変化 していた。掘

り込みの煙道側端には土製支脚が 2個並列 して埋置されていた。煙道は奥行き約150cm、 径約30cmの剣 り

貫き式で、外側に向かい下 り勾配である。煙出しピットは径約30cmの略円形で深さ約70cmを 測る。カマ ド

Bは改築時に掘削されたと思われ、煙道部のみ遺存 し、奥行約90cm、 幅約20cmの掘 り込み式である。
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S1174A・ SX194

〇
|

A         r ./. 哺 o

SX194 K3
1 10YRν 4(1こ ぶい黄褐)し まり・粘性無、砂質
2.10YR5/3(1こ ぶい黄褐)し まり。粘性無、砂質

0           1m

SX194炉 B
≦とH‐576m      e

SX194 炉B
1 5YR5/6(明 赤褐)焼土

Sl1 74Aカ マ ド

SX!94 Kl

ユ H‐577m

SX194
1.10YR5/4(に ぶい黄褐)

しまり 粘性無
2 111YR4/4(褐 )し まりやや有、

粘性無、炭化物微量
3 10YR6/4(1こ ぶい黄橙)

しまりやや有、粘性無、砂質
4.10YR6/6(明 黄褐)

しまり有、粘性無、マサ土少量

SX194 K2

b H‐ 576m

0             50cm

ゴ
一

Ｊ
一

日
ω
ド
い
＝
Ｈ

ｌ
ｄ
ｌ

SX194 K2
1 10YR4/4(褐 )

しまり・粘性やや有、炭化物微量
2 10YR3/4(暗 褐)しまりやや有、

粘性無、炭化物微量
3.10YR4/3(に ぶい黄褐)

しまりやや有、粘性無
4.10YR5/4(に ぶい黄褐)

しまり有、粘性無、地山土少量
5。 10YRν 3(に ぶい黄褐)

しまり有、粘性無
6 10YR4れ (褐 )し まり有、

粘性無
7 10YR4/3(に ぶい黄褐)

しまりやや有、粘性無

SX194 K3

CH‐576m        ど

A H_580m

0                            2m

SX194
1.10YR7/6(明黄褐)し まり有、粘性やや有、黄褐色土多量
2 10YR3/3(暗褐)し まり有、粘性無、炭化物微量
3 10YO/3(黒 褐)し まりやや有、粘性有、炭化物微量
4 10YR5/4く にぶい黄褐)し まり有、粘性やや有
5.10YR5/3(に 然い黄褐)し まり・粘性やや有
6 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、砂質、マサ土多量
7 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性やや有
8 10YR5/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性やや有、マサ土粒少量
9 10YR3/2(黒 掲)しまり 粘性無、炭化物少量
10.10YRγ 3(1こ ぶい黄栓)し まり'粘性無、砂質 (周 滞)

11 10YR6/4(1こ ぶい黄橙)し まりやや有、粘性無、砂質 (P3)
12 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり極めて有、粘性無、砂質 (Dl)

S1174A
13.10YR7/6(明 黄褐)し まり'粘性有

S1174A カマ ド
1 10YR5/4(に がい黄褐)しまり 粘性無、砂質
2.10YR4/6(褐 )しまり有、粘性やや有、黄褐色土ブロック微量

3.10YR3/4(暗褐)しまり無、粘性有
4.10Y馳 /3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、砂質
5。 10YR76(褐 )しまりやや有、粘性無、責褐色土ブロック少量

6 10YRν 4(1こ ぶい黄橙)し まり有、粘性無、砂質
7 10YR5れ (に ぶい黄褐)し まり・粘性無、砂質

SX194炉A
d H=576m       d

SX194 炉A
l, 76YR4/6(褐 )

しまり有、粘性やや有

:::¥銘兌i懇奮
褐)}焼土

f H=V8m

第273図  SH 74A竪 期 三居跡・SX1941房跡
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S1174B

A H_576m

S1174B
l 10Y馳/4(掲)し まり極めて有、粘性やや有、炭化物微量
2 10YR17/1(黒 )し まり 粘性無、炭化物多量
3 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり極めて有、粘性有、炭化物微量
4 10YR6お (明黄褐)しまり極めて有、粘性やや有
5 10YR4お (褐)し まり極めて有、粘性やや有、災化物微量
6 10YR17/1(黒 )し まり極めて有、粘性無、炭化物多量
7 ЮYR4/4(褐 )し まり極めて有、粘性やや有
8 10YR6/6(明 黄褐)し まり極めて有、粘性やや有
9 10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり極めて有、粘性無
10 10YR3/3(暗 褐)し まり極めて有、粘性無、炭化物微量
11 10YR6/4(に ぶい黄橙)しまりやや有、粘性無、砂質、周溝
12 10YR6/3(に ぶい黄橙)しまり 粘性無、マサ土多量、周溝
13 10YRl″ 1(黒)し まり有、粘性無、炭化物多量、極小鍛冶津中量、

鍛造剥片少量
14 10YRν 6(明黄褐)し まり極めて有、粘性無、マサ土多量
15 10YR″ 8(責橙)し まり極めて有、粘性無、マサ土多量

カマドB
tEll

日
Ｏ
Ь

＝
田
ｌ

ｄ
ｌ

Ol

S1174B K2
≦とH=575m

S11マ娼  K2
1 10YR6/4(にぶい黄橙)

しまり極めて有、粘性無
2 10YR4//4(褐 )

しまり無、粘性有
3 10YR5れ (にぶい黄褐)

しまりやや有、粘性無、砂質

S1174B Kl

ユ H=V6m b

S1174B Kl
l 10YR5/4(に ぶい黄褐)

しまり極めて有、粘性無、炭化物微量
2 10YR3/4(H音 褐 )

しまり有、粘性無、炭化物多量
3 10YR4/4(褐 )

しまり極めて有、粘性やや有
4 10YR4/3(に ぶい黄褐)

しまり有、粘性やや有
5 10YR5/4(に ぶい黄褐)

しまり極めて有、粘性無、砂質

S1174B K3

ど≧H‐572m               上

0           1m

ｄ
一

S1174B K3
1 10YR4/4(褐 )しまり極めて有、粘性無、砂質
2 10YR4/3(に ぶい黄掲)し まり有、粘性やや有、砂質、炭化物微量
3 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、砂質
4 75YR4れ (褐)しまり有、粘性無、炭化物微量、焼土粒少量
5 ЮYR6/4(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無、砂質
6 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり,粘性無、砂質、炭化物微量

第274図  SI刊 74B竪穴住居跡 。SXW75。 76鉄生産関連炉跡 (1)
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S1174Bカマ ド 。

|∪

A._573m

S1174B カマ ドA
l 10YRツ 4(にぶい黄褐)し まり有、粘性無、炭化物 焼土ブロック少量
2 5YR4お (赤褐)焼土プロック
3 10YR2/1(黒 )しまり有、粘性無、炭化物多量
4 ЮYR4れ (褐)しまり極めて有、粘性有、炭化物微量
5.10YR5/6(黄 褐)しまり有、粘性やや有
6.10YR4/4(褐 )し まり極めて有、粘性やや有、炭化物・焼土粒微量
7 ЮYR5/6(黄 褐)しまり極めて有、粘性有
8 10YR3/4(暗 褐)し まりやや有、粘性有、炭化物 焼土粒微量
9 7うYR74(褐 )し まり極めて有、粘性無
10 75YR76(掲)しまり極めて有、粘性無、カマ ド内壁焼土
■ 75YR4れ (褐)し まり・粘性有
12 10YRワ 4(褐 )しまり 粘性やや有
13 10YRν 6(黄褐)し まり無、粘性有
14 10YR3/3(暗 褐)しまり無、粘性有
15 10YRν 8(黄褐)しまり極めて有、粘性無、カマ ド構築土
16 10YR5洛 (黄褐)しまり極めて有、粘性やや有、カマ ド構築土
17 10YRγ 4(にぶい黄橙)しまり極めて有、粘性無、

砂質、支脚の裏ゴメ土
18 5YR78(赤褐)燃焼部焼土

SIlttB カマ ドB
l 10YR4//4(褐 )しまりやや有、粘性有
2 10Y翻ノ6(褐 )しまり 粘性有
3 10YRワ 3(に ぶい黄褐)しまり 粘性有
4 10YR3/3(暗 褐)しまり 粘性有

SO(W775
1 10YR4れ (褐 )し まり極めて有、粘性無、砂質
2 10YR2/3(黒 褐)しまりやや有、粘性やや有、炭化物徴量
3 10YR17/ユ (黒)し まり無、粘性有、炭化物少量、鍛造剥片微量
4 10YR1 7/1(黒 )還元部蒸焼
5 5YR76(赤褐)焼土

EH_573m

SXW76

SXll・ 76
1 75YR4/4(褐 )しまり有、粘性無、焼土プロック多量
2 75YR3/3(暗 褐)しまり有、粘性やや有、焼土ブロック少量
3 10YR4/4(褐 )しまり無、粘性有
4 10YR2/3(黒 褐)しまり 粘性無
5 10YR3/1(黒 褐)しまり'粘性無、炭化物微量
6 10YRI″ 1(黒)し まり 粘性無、炭化物多量
7 10YR3/1(黒 褐)しまり有、粘性無、炭化物 焼土粒微量
8 10YR3カ (黒褐)し まり 粘性有、焼土プロック・小鍛冶津少量
9 10YR2泡 (黒褐)しまりやや有、粘性無、焼土粒微量、小鍛冶津少量
10 10YR6/1(褐 灰)しまり極めて有、粘性無、強い還元部
11 10YR6お (明黄褐)しまり極めて有、粘性無、還元中性化
12 5YR4/6(赤 褐)しまり極めて有、粘性無、焼土
13 75YR5/6(明 褐)しまり極めて有、粘性無、焼土

SXW75
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第275図  SI刊 74B竪穴住居跡 。SXW75。 76鉄生産関連炉跡 (2)
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S X W751よ、周辺の床直上の埋土中で鍛造剥片を視認したため、鍛練鍛冶炉を想定して掘 り下げを行い

検出したものだが、南側がK3土坑と重複しており、当初プランが不明瞭であった。精査の結果、断面観察

から古いK3を半分ほど埋め立ててから付属施設として利用 したものと考えられた。炉跡の平面形・規模は

開口部径約50cmの略円形を呈し、南東側には長さ約25cm、 幅約20cm、 深さ約 4cm以下の炉内に向かい緩

い下 り勾配の張 り出し溝、またこの対極側にも長さ約15cm、 幅約25cmの炉底面に向かって下 り勾配の張 り

出しがある。南側K3土坑とは幅約35cm、 長さ約10cm、 深さ約 5cmほ どの浅い掘 り込みで連結する。断

面形は深さ約15cmの九底鍋形を呈し、埋土は上位に褐色土、下位には炭化物と鍛造剥片を多 く含む黒色系

土で下位ほど混入量が多 くなる。底面と南東張 り出し溝の一部は黒く蒸焼状態で堅く締まり、壁面は火熱に

より弱 く赤色変化 していた。付属するK3の上位部分は、掘 り下げたため詳細は不明であるが、深さ約

30cmの九底鍋形を呈 したものと思われる。二つの張 り出しは羽回の装着痕と考えられることから、 2度に

わたり造 り替えられた可能性があり、K3上位については鉄砧石の設置穴の可能性が考えられる。

S X W76は、周辺の床直上の埋土が焼土混じりの炉壁片と小鍛冶津を含む赤みがかった黄褐色系土の広

がりを認めたため、鍛冶炉を想定して掘 り下げを行い検出したものだが、検出時の状況としては北側は焼土

(炉壁片)ブ ロックを多量に含む円形プランを縁取るように、内側から順次中性化 した明黄褐色土、強く赤

色変化 した焼土、弱 く赤色変化した焼土が南側の開く馬蹄形に認められ、南側には黒色土の楕円形プランが

連結するものであった。検出時の状況及びプランは他の鍛練鍛冶炉とは異なり、唯一赤27D区 のS X W37と

比較的類似 していた。精査の結果、北側が炉跡で南側は前庭部と判断した。平面形・規模は、全体の長軸は

約95cm、 炉は径約33cmの 略円形で、深さ約25cmの 九底の柱穴状を呈する。炉内は全体的に堅 く締まり、

壁上端は還元し、外側に向かい被熱による土色の変化が見られた。北端には長さ・幅・深さとも約10cmほ ど

の張 り出しがある。前庭部は開口部約50× 30cm、 底部約40× 25cmの略楕円形で、底面は炉湯日から緩やか

に傾斜 して深さ約10cmほ どで丸みがあり、炉よりも浅い掘 り込みとなっていた。埋土は上位が炉壁片と焼

土ブロック及び鉄津類を主体とし、下位は炭化物を多量に含む黒色土、前庭部は鍛冶津小片が比較的多 く混

じる黒色系土が堆積 した。炉北端部の張 り出し部分が羽日装着部と考えられ、鍛冶津が主体であることと鉄

津の成分分析結果からも精錬鍛冶炉の可能性が高い。

遺物は、土器類は主に埋土から土師器の甕形土器片が比較的多 くと郭形土器片がおよそ10点、須恵器の甕

形土器片 2点が出土し、形状をおよそ把握できた復元個体は、カマ ド出土の郭形土器 2点 (549・ 550)で あ

る。土製支脚はカマ ドに埋置されていた 2個体が復元できず掲載は 4点 (19～ 22)と なった。羽口は主に埋

土から中袋一つ分の破片が出土し、日径を把握できたものはカマ ド芯材転用 (157)と埋土出土の (158)2個

体である。炉壁はS XW76及 びその周辺の埋土下位から多量に、磨石が床面から1点 (222)、 鉄製品は埋土

からほぼ完形の鉄鏃 1点 (189)と 釘 1点 (190)、 それと不明品 3点、埋土及び床面から鍛冶津類が約16kg、

S XW76か ら鍛冶津類約 3 kg、 S X W75か らは微量、中央床上黒色土から鉄塊系遺物 1個 と鍛造剥片が多

量に出土した。

S1175竪穴住居跡 (第276・ 277図、遺物図版47・ 48。 108・ 129、 写真図版201・ 243・ 292・ 308・ 325)

I区赤28B区南側の尾根頂部平坦面、ⅨD-13mグ リッドを中心に位置し、検出面はV・ Ⅵ層上面である。

S K318C・ 322・ S N73・ 74と 重複し、確認状況からすべてに切られる。東側は一部崩落により壁が消失し

ているが、平面形・規模は、南北長軸約5.5m、 短軸約48mほ どの隅九略長方形を呈し、床面積は約22.4∬ を

測る。主軸方位はほぼ北方向である。遺存する壁は概ね垂直に立ち上が り、壁高は西側約40cmほ どから東

側に向かい低 くなる。埋土はマサ土を多く含む明黄褐色系土の人為的堆積で、南西隅中位に一時期に廃棄さ
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Sl1 75

A H_5■ 6m

カマドA ヵ＼rド B

第276図 S1175竪 穴住居跡 (1)

0                2m

S1175 カマ ドA
l.10YR4/4(褐 )し まり有、粘性無
2 10Y硝/8(黄褐)し まり無、粘性有
3 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり 粘性無
4.10YR6/6(明 黄褐)し まりやや有、粘性有、カマ ド構築土崩落

5 10YR5/6(黄 掲)し まり有、粘性やや有、カマ ド構築土崩落
6 10YR6//4(1こ ぶい黄橙)し まり'粘性無
7.10YR2/3(黒 褐)し まり無、粘性有
8.10YR4/4(褐 )し まりやや有、粘性有
9.イ5YR5/6(明 褐)し まり極めて有、粘性やや有、カマ ド構築土崩落
10 5YRプ 6(明赤褐)燃焼部焼土

S1175 カマ ドB
l 10YR3/4(暗 褐)し まり極めて有、粘性有
2,10Y恥 /4(にぶい黄褐)し まり極めて有、粘性有
3 10Y郎/6(明黄褐)し まり極めて有、粘性有、黄褐色土少量

4.10YR6//4(に ぶい黄橙)し まり極めて有、粘性無、炭化物微量
5 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、砂質
6.10YR2/2(黒 褐)し まり無、粘性有
7 ■5YR5/6(明 褐)し まり極めて有、粘性有
8 10YR5/4(に ぶい責褐)し まり有、粘性無、支脚の抜 き取 り穴

9,10YR4/4(褐 )し まり極めて有、粘性無、袖石の薬ゴメ土

10 5YR5/6(明 赤褐)燃焼部焼土

ｇ
ｏ
品
＝
Ｈ
　

´ヽ
―

¶
‐

S1175
1,10YR6/4(に ぶい黄橙)し まり極めて有、粘性無、砂質、炭化物微量

2 10YR3/4(暗 褐)し まり有、粘性やや有
3.10YR4/4(褐 )しまり有、粘性無
4 10YR3/3(暗 褐)し まり有、粘性やや有、炭化物微量、貝層
5 10YR,3(に ぶい黄橙)しまり極めて有、粘性無、砂質
6.10YR6/6(明 黄褐)し まり極めて有、粘性無、砂質
7 10Y馳れ (褐)しまり極めて有、粘性有、炭化物微量

8.10YR5/6(黄 褐)しまり極めて有、粘性やや有

|:|1孝ξ擁1協曇暑|とこ

'懲

を二ぞ卜驚権肇1摯暑予旨とこ多雪歩量1322堀
込面

12 10YV8(責褐)しまり 粘性有
曇韓聯蠍1重を,とま;愚写セ暑岳癌性無、砂質、マサ土多量}貼床
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れた小さな貝層が 3ヶ 所検出された。床面は概ね平坦で堅締、中央部を除き貼床 とされていた。床面施設

としては柱穴 5本を検出し、配置・規模からPl～ 4が主柱穴と考えられる。また北壁を除く壁際に途切れ

ながらも幅約10cm、 深さ約5～ 10cmほ どの壁溝が巡る。

カマ ドは造 り替えと思われる2基を検出した。いずれも北壁に付設され、カマ ドAはほぼ中央に、カマ

ドBは東寄 りに位置する。カマ ドAは本体天丼部は崩落し、袖部は架構・芯材として石や土器などは認めら

れないが、抜 き取 りの小ピット4基が検出され、燃焼部は径約70cmほ どの略円形で、深さ約 5cmほ どに掘

り窪められ、底面は火熱により径約45cmほ どの略円形で、厚さ3cmほ どが赤色変化 していた。煙道は奥行

き約160cm、 径約35cmの剣 り貫き式で、外側に向かい下 り勾配である。煙出しピットは径約35cmの 略円形

で深さ約85cmを測る。カマ ドBは造 り替えにより本体部は消失していたが、袖部芯材の石 1個 と、抜き取

りの小ピット1基が検出された。燃焼部は幾分削平され詳細は不明だが、残存状況から浅 く掘 り窪められ

ていたと思われ、火熱により径約55cmほ どの略円形で、厚さ7cmほ どが赤色変イとしていた。焼土の煙道側

端には支脚の抜き取 り穴と思われるピットを検出した。煙道は奥行き約130cm、 径約40cmの割 り貫き式で、

外側に向かい下 り勾配である。煙出しピットは径約35cmの略円形で深さ約70cmを 測る。

遺物は、主に埋土から出土し、土師器の奏形土器片が比較的多 くと杯形土器片約10点、須恵器の奏形土

器片 2点出土したが、形状をおよそ把握できた復元個体はない。また羽口片数点、砥石 1点 (223)、 鉄製品

はほぼ完形の刀子 2点 (191・ 192)と 鉄鐸 1点、それと不明品 1点、鉄塊系遺物 1個 と鍛冶津が微量出土し

た。貝類は大半がイガイでわずかにアワビが目に付いたが、詳細については遺物編を参照されたい。

S1175カ マ ド

カマドA

カマドB

AH_571m

ー

第277図 S1175竪穴住居跡 (2)
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S1176竪穴住居跡 (第278図、遺物図版48、 写真図版202・ 243・ 244)

I区赤28B区南側の尾根頂部平坦面南端、ⅨD-13nグ リンドを中心に位置し、検出面はⅥ層上面である。

埋土上面で災化物の広が りとして S W123を 検出した。本遺構が古い。平面形・規模は、一辺約3.5mほ どの

隅丸略方形を呈し、床面積は約10ど を測る。主軸方位はN-10° 一Wである。壁は鋭角的に外傾して立ち上

が り、壁高は約55cmを測る。埋土はおよそ10層 に細分される流入と崩落による黒色系土と褐色系土が交互

のレンズ状の自然堆積である。床面は概ね平坦で堅締、全体的に貼床とされていた。床面施設としては中央

西よりに炉A・ Bの 2基 と東西両壁際に幅・深さとも5～ 10cm前後の途切れる壁溝と小ピット約15基 を検出

した。炉A・ Bは当初不整形の落ち込みを検出したもので、炉Aプラン縁辺の一部でわずかに黒 く蒸焼状態

を確認できたことから、鉄生産関連炉跡の可能性が考えられたため埋土を収集しながら精査を行った。精査

の結果、南側炉Aと 北側炉Bの連結したものであることが判明した。炉Aの平面形・規模は、開田部ではお

よそ60× 40cmの 隅丸三角形を呈 し、北東側はさらに約35× 25cmの略楕円形で深さ約 8cmほ どに掘 り込ま

れ、南西側は深さ約 3cmほ どの狭小なテラスとなっていた。断面形は浅い皿形を呈する。埋土は基本的に

は炭化物を微量含む黒色土の単層である。底面は全体的に堅く締まり、楕円形プラン部分では斑点状に火熟

により弱 く赤色変化 し、南角は一部黒く蒸焼状態となっていた。tt Bの 平面形・規模は径約25cmの略円形で、

断面形は深さ約 3cmの丸底皿形を呈し、東側壁の一部が火熱により弱 く赤色変化 していた。炉Aの埋土か

らは極めて微量ながら鍛造剥片が採取できたことから鍛練鍛冶炉の可能性が高く、状況から南側の角が羽口

の装着位置と推測され、炉Bは鉄砧石の設置痕跡とも考えられる。

カマ ドは北壁の中央に付設され、遺存状態はかなり良好で、袖部には芯材として人頭大の板状の石を用い、

天丼部の架構には長さ約60cmほ どの亜角礫 1個 を組み、黄褐色粘土で構築されていた。燃焼部はほぼ平坦

で、内部底面は径約45cmの 略円形で、火熱により厚さ約 3cmほ どが赤色変化 していた。煙道は奥行き約

150cm、 径約40cmほ どの判 り貫き式で、外側に向かい緩い下 り勾配である。煙出しピットは径約35cmの略

円形で煙道よりも深 く掘 り込まれ、深さ70cmを 測る。

遺物は、土器類は主にカマ ド埋土と南東床面から土師器の甕形土器 5個体分と郭形土器 1個体分、須恵器

の奏形土器片 1点が出土し、形状をおよそ把握できた復元個体は、カマ ドと南東床面出上の甕形土器 4点

(558～561)と 郭形土器 1点 (562)で ある。石製品は南西床面から要石 (鉄砧石か?)1点 (224)と カマ ド及び

床面から磨石 6点、鉄製品は埋土から不明品 1点、埋土から鉄塊系遺物 1個 と鍛冶滓が極めて微量、炉A埋

土から鍛造剥片がわずかに出土した。

S1185竪穴住居跡 (第279図 、写真図版203)

1/1ヽ 山内)

赤28A区のⅨC-16k'1グ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出している。尾根北端の東側急斜面に立地し、

谷側 (東側)は床面の途中から崩落している。形状・規模の詳細は不明であるが、残存部で推定すると平面

形はS-60° 一Wを主軸方位とする隅丸方形を呈していたと思われる。壁長は西側が2.Om、 南及び北側の

残 りが1.3mあ り、また貼床範囲から床面積は約3.O� あつたと推察する。南及び西側の壁は外傾気味に、北

側はややなだらかに立ち上がっており、壁高は西側 (山側)で70cm。 南及び北側の中央で40cm前後を測る。

埋土は大半がにぶい黄褐色土の一括廃棄による人為的堆積で、床面上に暗褐色上の層が見られる。この地区

の竪穴住居跡の中では最も規模が小さいが、同程度のものを赤28B区からも検出している。床面は西の壁側

40～ 60cm程度を残 して谷側に向かって貼床されてお り、柱穴を 1基 (Pl)伴っている。柱穴 Plは規

模・配置からみて主柱穴と思われる。床面施設としては北西隅から土坑を検出している。土坑Klは深さが

約10cm・ 径が50cm前後の不整な楕円形を呈し、位置及び深さからみて主柱穴の上場が崩れて広がったとも
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S1176
1.10YR3/2(黒褐)し まり有、粘性無、秒質
2.10YR4/4(褐 )し まり有、粘性無、砂質、マサ土少量
3 10YR3/3(暗 褐)し まり極めて有、粘性無、砂質、

炭化物・黄褐色土粒微量
4.10YR3/4(暗 褐)し まり極めて有、粘性無、マサ土霜降状
5 10YR2/3(黒 褐)し まり極めて有、粘性無、砂質
6.10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり極めて有、粘性無、砂質、

マサ土少量
7 10Y酌/3(にぶい黄褐)し まり極めて有、粘性無、

黄褐色土プロック少量
8 10YR6浴 (明黄褐)し まりやや有、粘性有
9.10YR3/3(暗 褐)し まり極めて有、粘性無、砂質
10 10YR4/6(褐 )しまり極めて有、粘性無、砂質
11 25YM6(オ リーブ褐)しまり極めて有、粘性無、

砂質、マサ土多量
12 10YR3/3(暗 褐)し まり有、粘性やや有
13 10Y暫 /4(にぶい黄橙)し まり極めて有、粘性無、

マサ土多量、魅床

S1176 カマ ド
1.10YRν 4(1こ ぶい責橙)し まり 粘性無、砂質
2 10YR4/6(褐 )しまり 粘性有、カマ ド構築土崩落
3.10YR4/4(褐 )しまり'粘性有、カマ ド構築土崩落
4 10YR3ん (暗褐)し まり有、粘性無、炭化物微量
5 10YR4/6(褐 )しまり無、粘性やや有
6 10YR5/6(黄 褐)しまり 粘性無、やや砂質
7 10YR6/4(に ぶい黄橙)し まり 粘性無、砂質
8.10YR3/3(暗 褐)し まり無、粘性有
9 10YR7/4(に ぶい黄橙)し まり 粘性無、砂質

と 韓 鬱 擢 ξttζl:ξ子§蓑 宮鋒 徽 籐 |

14 5YR4//6(赤 褐)燃焼部焼土

Sl1 76カ マ ド

第278図 S1176竪穴住居跡
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S1176 炉A・ B
l.10YR3/3(暗褐)

しまり有、粘性無、砂質
2. 10YR17/1(黒 )

しまり有、粘性やや有、炭化物彼量
3.10YR6/8(明 黄褐)し まり極めて有

粘性やや有、黄褐色土多量
4.25Y〃1(黒)還元部来焼
5.5YR4/6(赤 )焼土

0       50cm

0            50cm

A H_5■2m
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考えられる。

カヤ ドは西側壁面のやや南よりに位置している。構築粘土は見られないが、袖部に芯材の抜き取 り穴を検

出している。燃焼部焼土は18× 31cmの 規模で不整な楕円形を呈し、中心の厚さが 3cmあ る。煙道は到 り貫

き式で、奥行きが1.3mを 測 り下 り勾配になっている。また径が25～ 45cmあ り、煙道部中央に膨 らみを伴っ

ている。煙 り出しピットは深さが1.4m、 径が35cmあ り底部は煙道入 り日より30cm程度深い。

遺物は埋土から土師器の発の破片が数点と、鉄塊系遺物が 1個出土している。

S1185 Sl1 85カ マ ド

A H_543m

0                2m

Sl185 カマ ド
1 10YR5/4'7れ (にぶい黄褐・黄橙の混合)し まりやや有、粘性無
2.10YRν 4(に ぶい黄橙)しまりやや有、粘性無
3.10YRワ 4(褐 )しまりやや竪、粘性無
4 10YRFD//4(に ぶい黄褐)しまりやや有、粘性無
5 5YR6れ (に ぶい橙)燃焼都焼土

Sl185 Kl
正二H‐539m       止

S1185
1 10YR5/4
2 10YR4/3

10YRν 4

3 10YR3/4
4 10YR3/3
5 10YR6/4
6 10YR6/6 0                      1m

第279図  S1185竪穴住居跡

S K 148竪 穴状遺構・S X 192工 房跡 (第280図 、遺物図版44。 105、 写真図版203・ 240。 290)

赤28A区 のⅨC-16・ 17s'tグ リッドに位置し、尾根頂部緩斜面のⅥ層上面で検出している。検出の時

点では竪穴住居跡 1棟 と炭窯 2基の重複と捉え、ベル トを南北方向に 1本、東西方向に炭窯 2基 と竪穴 1棟

分の 3本を設定して精査を開始した。竪穴住居跡の精査の段階で南側と北側の壁面方向にずれがあり、床面

にも高低差がみられたことから2棟 に分かれることが判明した。また南側の遺構に床面施設はなく北側の遺

構は地床炉を伴っており、竪穴状遺構 (S K 148)及 び工房跡 (S X 192)と 認定している。新旧関係はSW

lll・ 112炭窯が S K 148及 びS X 192の埋土を切っており2棟 より新しく、 S X 192の埋土にS K 148の切

り合いがないことからS K 148竪穴状遺構が最も古いと判断する。
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S K 148は床面の大半が S Wl12及び S X 192に よって切 られてお り、規模・形状の詳細は不明である。

残存部における壁長は南側が3.7m、 東側の残 りが0.3m・ 西側が1.2mあ る。南側の壁はやや外傾気味に立ち

上が り、高さは中央付近で約30cmある。なお S X 192の北西側で検出した柱穴 P4・ P5は、配置が床面で

検出したPl、 P2と相対 しており、 S Wl12の東側底部で検出した柱穴P3は南側壁面に対 してPlと 同

じ並びになることからいずれも本遺構に伴う主柱穴の可能性が高く、北東隅に想定する主柱穴は、周辺のレ

ベルが本遺構の床面より30cm程度低 くなっており削られたと考えられる。Pl～ P5の配置から推定する

と本来の平面形は隅九長方形を呈しており、東西両側の壁長が約5.3mで、床面積は20ど程度あったと思わ

れる。埋土は上位が暗褐色土、下位がにぶい責褐色上でレンズ状の自然堆積である。床面には柱穴のほかに

東と西の壁近 くに貼床がなされている。東側の貼床はSW■2の底部まで、西側の貼床はS X 192の 地床炉

A下まで広がっている。また斜面上から走行が南側の壁面と平行で本遺構に伴うと考える溝跡 (S K 148-

Dl)を検出している。幅は20～ 40cm・ 深さが10cm前後で、全長が2.8mを 測 り、南壁中央から東に向かっ

て延びている。遺物は出土していない。

S X 192の 平面形は隅丸長方形を呈しており、壁長は南及び北側が3.7m。 東及び西側が2.Omで、床面積

は7.6� を測る。壁は緩やかに立ち上が り、壁高は南及び北側中央で15cm前後、東側中央で17cm、 西側中央

で25cmあ る。埋土は上位が暗褐色土主体の S Wl12か らの人為的廃棄土で片状の炭化物を含み、下位がにぶ

い黄褐色土の自然堆積 と思われる。床面には柱穴を 3基 (Pl～ P3)伴 っている。規模・配列からPl、

P3は主柱穴、P2は副柱穴と捉える。そのほか床面施設として地床炉を4基検出している。地床炉Aは約

45× 65cm、 地床炉 Bと Dは約25× 35cmの規模でいずれも不整な楕円形を呈 し、地床炉 Cは 25× 70cmの規

模で瓢箪状を呈している。燃焼部中央における厚さは地床炉A・ C・ Dが約 5cm、 地床炉Bが約 2cmを測

る。なお柱穴 P2・ P3は地床炉 Cに 隣接しており、地床炉 Cの使用時に付設してあったかは疑間である。

遺物は床面から土師器の奏の破片が 3点 (506・ 507・ 508)、 完形品が 1点 (505)出 土している。そのほか

石が 5点出土しているが、 S5(砥石 :201)以外には敲痕等の人為的痕跡は見られない。工房に関連する

遺物が少なく、性格の詳細は不明である。

S Wlll炭窯 (第281図 )

赤28A区のⅨC-16tグリッドに位置し、尾根頂部緩斜面のⅥ層上面で検出している。 S K 148竪穴状遺

構 と重複しており、 S K 148よ り新しい。平面形は不整な隅丸長方形を呈し、長軸3.2m・ 短軸80cmを 測る。

また長軸は概ねE― Wを向いて尾根筋と直交 し、等高線上にある。壁は緩やかに立ち上が り、壁高は7～

15cmを 測る。埋土は上位に責褐色土、下位に黄橙色土が堆積 し、全体に炭化物を粒状に含んでいる。炭化

物 (分析結果 :ク リの木)とま西側上位に50× 70cmの 範囲で残っているが、底面に焼土痕は見られない。

遺物は土師器の郭の破片が 1点 と須恵器の奏の破片が 3点出土している。

SWl12炭窯 (第281図、写真図版204)

赤28A区のⅨC-16・ 17s・ tグリッドに位置し、尾根頂部緩斜面のⅥ層上面で検出している。 S K 148竪

穴状遺構・S X 192工房跡と重複し、 3つ の遺構の中では最も新 しい。平面形は不整な長楕円形を呈し、長

軸6.3m・ 短軸1.4mを 測る。また長軸はE― Wを 向いて、 S Wlllと 平行である。壁は緩やかに外傾して立ち

上が り、壁高は10～ 16cmあ る。埋土は炭を粉状に含む暗褐色土で、炭化物層 (分析結果 :ク リの木)が底部

全体に広がっており、厚さ5mm程度の焼土が底面の所々に見られる。出土遺物はない。 (亀 )

SWl14炭窯 (第282図 、写真図版204)

I区赤28B区北側の尾根頂部東側谷頭、ⅨD-17d・ eグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。東
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SX192,SK148 //
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::|々整残1岳垣|ヨ著岳t彗与馨1得を監́貫猪ヨをと尋土を微量
|:器離 解難婁亀″し誓サ婚、縦無
SK148
6.10YR3お (暗褐)しまり有、粘性無
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d H=603m     」上
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第280図 S�92工房跡 。SK148竪穴状遺構
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SヽVlll
l 101rR5/4(に ぶい責褐)しまりやや有、粘性無

炭化物を粒状 (極小～中)に徴量
2.10YR2/2(黒 褐)炭化物層
3 10YR6/4(に ぶい黄栓)し まりやや有、粘性無

炭化物を粒状 (極小～小)に微量
4 10YR7/4(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無

S覇/112
1.10YR3れ (暗掲)し まり有、粘性無、炭化物を微量
2.10YR3/3(暗 褐)し まり有、粘性無、炭化物を微量
3 10YR2/2(黒 褐)炭化物層

SWl12

AH=6111m

第281図 SWlll・ 112炭窯
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側は崩落により消失して不明だが、遺存部から平面形・規模は長軸方向が等高線と平行する北東―南西にあ

る長軸約300cm、 短軸約70cmの略長方形を呈すると推定され、壁は外傾 して立ち上が り、壁高は西壁の最

大約15cmか ら東側に向かい低 くなる。埋土は炭化物混 じりの黒色土の単層で、北側底面には残材の炭化物

層が堆積する。底面はおおむね平坦である。焼土は認められなかったが、状況から炭窯と判断した。

遺物は出土しなかったが、炭化物は分析によリクリと判明した。

S Wl15炭窯 (第282図 、写真図版204)

I区赤28B区北側の尾根頂部平坦面、ⅨD-16fグ リッド杭を中心に位置し、 S1166埋土上面で検出し

た。本遺構が新 しい。平面形・規模は長軸方向が等高線 と直行する東 一西にある長軸約450cm、 短軸約

150cmの 略長楕円形を呈する。壁は外傾 して立ち上がり、壁高は約40cmを測る。坦土は炭化物混 じりの黒

色系土の自然堆積で、底面には残材の炭化物層が堆積する。底面はおおむね平坦で、部分的に火熱により弱

く赤色変化していた。状況から炭窯と判断した。

遺物は土師器の甕形土器片と鍛冶滓が極めて微量出土したのみで、災化物は分析によリクリと判明した。

S Wl呵 7炭窯 (第283図 、写真図版197)

I区赤28B区北側の尾根頂部東側谷頭、ⅨD-13・ 14iグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。底

面でS K340と S1171煙出しを検出した。本遺構が新しい。北東側が一部崩落により消失しているが、遺存

部から平面形・規模は長軸方向が等高線と平行する北東―南西にある長軸約750cm、 短軸約150cmの 略長長

方形を呈すると推定され、壁は外傾して立ち上がり、壁高は西壁の最大約40cmか ら東側に向かい低 くなる。

埋土は基本的には炭化物混じりの黒色系上の自然堆積で、底面には残材の炭化物層が全体的に堆積する。底

面はやや凹凸があり、部分的に火熟により弱 く赤色変化していた。状況から炭窯と判断した。

遺物は土師器の甕形土器片と羽口片各 1点が出土したのみで、炭化物は分析によリクリとナラが存在した。

S Wl18炭窯 (第283図、遺物図版48、 写真図版197・ 244)

I区赤28B区北狽Iの東側斜面上位、ⅨD-141・ jグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。 S1171

と重複し、本遺構が切る。東側が崩落により消失しているが、遺存部から平面形・規模は長軸方向が等高線

と平行する北東―南西にある長軸約370cm、 短軸約100cmの 略楕円形を呈すると推定され、壁は外傾 して立

ち上が り、壁高は西壁の最大約30cmか ら東側に向かい低 くなる。埋土は基本的には炭化物混じりの黒色系

土の自然堆積で、底面には残材の炭化物層が堆積する。底面は概ね平坦で、部分的ではあるが広い範囲で火

熱により弱 く赤色変化 していた。状況から炭窯と判断した。

遺物は土師器の奏形土器片が数点と必形土器 1点 (563)が 出土し、炭化物は分析によリナラと判明した。

S Wl19炭窯 (第282図 、写真図版204)

I区赤28B区北側の東側斜面上位、ⅨD-14jグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。S K333と

重複し、本遺構が切る。東側が崩落により消失しているが、遺存部から平面形・規模は長軸方向が等高線と

平行する北東一南西にある長軸約260cm、 短軸約100cmの 略楕円形を呈すると推定され、壁は鋭角的に外傾

して立ち上が り、壁高は西壁の最大約25cmか ら東側に向かい低 くなる。埋土は基本的には炭化物混じりの

黒色系土の自然堆積で、底面には残材の炭化物が部分的に堆積する。底面は概ね平坦で、部分的に火熱によ

り弱 く赤色変化していた。状況から炭窯と判断した。

遺物は土師器の甕形土器片が数点出土し、炭化物は分析によリナラと判明した。

S W120炭窯 (第284図 、写真図版205)

I区赤28B区北側の東側斜面中腹、ⅨD-15jグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。東側が崩落
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SヽVl14
1 10YR3/3(暗褐)し まりやや有、粘性有、炭化物微量
2.10YR2/1(黒 )しまり 粘性無、炭化物多量
3 10YR5/3(に ぶい黄掲)しまりやや有、粘性無

砂質、炭化物微畳

SWl19

A
――― H‐ 589m

SWl15

〇
|

_全_H=606m

SWl19
1 10YR4/3(に ぶい黄褐)しまり無、粘性やや有
2.10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり 粘性無
3 10YR3/2(黒 褐)しまり無、粘性やや有、炭化物微量
4.■5YR4/3(褐 )し まり 粘性やや有
5,10YR1 7/1(黒 )炭化物層

第282図 SWl14。 115。 119炭窯

4

SM「 115
1 10YR3/2(黒褐)し まりやや有、粘性有
2.10YR2//2(黒褐)し まり 粘性有、炭化物微量
3 10YR2お (黒褐)し まりやや有、粘性無、マサ土粒少量、炭化物微量
4.ЮYR2/1(黒 )しまり無、粘性やや有、炭化物少量
5 75YR4洛 (褐)しまり極めて有、粘性無、焼土
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CllSWl17
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H=600m
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日
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３

＝
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A

SWl18

A
一―― H‐ 5&9m

B

SM/118
1.loYR3/2(黒褐)

しまり無、粘性やや有、炭化物少量

2.10YR2/2(黒 褐)

しまり無、粘性有、炭化物少量
3 10YR2/1(黒 )

しまり無、粘性やや有、炭化物中量

4 10YR17/1(黒 )炭化物層

SIパ「117
1.10YR4/3(に ぶい黄褐)

しまり 粘性やや有
2.10YR3洛 (暗掲)

しまり 粘性有、炭化物微量
3 10YR17/1(黒 )

しまり有、粘性無、炭化物層
4 10YR5/3(に ぶい黄褐)

しまり有、粘性無、砂質
5 10YR5れ (にぶい黄褐)

しまり'粘性無、砂質
6 10YR3/2(黒 褐)

しまり有、粘性やや有、炭化物少量

7 10YR6/4(に ぶい責橙 )

しまり 粘性無、砂質
8 10YR1 71(黒 )庚化物層

0           1m

界283図  SWl17・ 118炭窯
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第284図  SW120。 12刊 A・ B炭窯
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SヽV121A
l 10Y踏/4(暗褐)し まり有、粘性やや有、え化物微量
2 10Y馳/4(褐)し まり有、粘性やや有、炭化物微量
3.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり極めて有、粘性無、やや砂質
4 10YR4/2(灰 黄掲)し まり有、粘性無、砂質、炭化物微量
5.25Y5//3(黄 褐)マサ土プロック
6.10YR2/2(黒 褐)し まり有、粘性やや有、炭化物少量
7.10YR5/4(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無、炭化物微量
8 10YR2/1(黒 )炭化物層

SヽV121B
9 10YR3/3(暗 褐)し まり極めて有、粘性無、炭化物微量
Ю.10YR4/4(褐)しまり有、粘性無
11 10YR73(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、炭化物微量
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により消失しているが、遺存部から平面形・規模は長軸方向が等高線 と平行する北東一南西にある長軸約

170cm、 短軸約75cmの略楕円形を呈すると推定され、壁は鋭角的に外傾して立ち上が り、壁高は西壁の最

大約45cmか ら東側に向かい低 くなる。埋土は炭化物が微量混じる黒色系土の自然堆積で、底面には一部残

材の炭化物が検出された。底面は概ね平坦だが、焼土は認められなかった。立地と状況から炭窯と判断した。

遺物は出土しなかったが、炭化物は分析によリナラと判明した。

S W121A・ B炭窯 (第284図 、写真図版205)

I区赤28B区北側南端の斜面、ⅨD-13kグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。 S X 194の北側

で炭化物の多い部分として確認していたもので、状況からみて操業時にS X 194の窪みを利用したものと思

われる。精査過程で S N85を 検出し、また掘 り上が りの状態から2度の造 り替えと判断した。新旧関係は

(新)S N85→ S W121A→ S W121B→ S X 194(古 )である。Aの平面形・規模は長軸方向が等高線と直行す

る東―西にある長軸約360cm、 短軸約140cmの 略長方形を呈し、壁は外傾 して立ち上が り、壁高は北壁の最

大約40cmか ら南側の約20cmと 低 くなる。埋土は上位に暗褐色土、中位にS N85を検出した人為的な褐色系

土、下位は黒色系上の自然堆積で、底面には残材の炭化物層が堆積する。底面は概ね平坦で、中央は細長く

火熱により弱 く赤色変化していた。状況から炭窯と判断した。Bは大半がAに破壊されているため全容は不

明だが、残存部から長軸方向が等高線と直行する東―西にある長軸約250cm、 短軸約75cmの略長方形を呈

すると推定され、壁は外傾 して立ち上がる。遺存する北壁の壁高は約25cmを測 り、底面は概ね平坦で、火

熱により弱 く赤色変化した焼土がわずかに認められた。状況から庚窯と判断した。

遺物は土師器の奏形土器片が数点出土し、戊化物は分析によリナラと判明した。

S W122炭窯 (第285図、写真図版205)

I区赤28B区南側の尾根頂部東側谷頭、ⅨD-14kグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。 SI

174Bと 重複し、本遺構が切る。東側が崩落により、南端はS1174Bの精査時に掘削して消失しているが、

遺存部から平面形・規模は長軸方向が等高線と平行する北東―南西にある長軸約300cm、 短軸約50cmの略

楕円形を呈すると推定され、壁は外傾して立ち上が り、壁高は西壁の最大約10cmか ら東側に向かい低 くな

る。埋土は炭化物が混じる黒色系土の自然堆積で、底面には残材の災化物層が堆積する。底面は概ね平坦で、

一部火熱により弱 く赤色変化していた。状況から炭窯と判断した。

遺物は出土しなかったが、炭化物は分析によリナラと判明した。

S W123炭窯 (第285図 、写真図版205)

I区赤28B区南側の尾根頂部、ⅨD-13nグ リッドに位置し、 S1176埋土上面で検出した。本遺構が新

しい。平面形・規模は長軸方向が等高線と直行する東―西にある長軸約200cm、 短軸約65cmの略楕円形を呈

し、壁は外傾して立ち上が り、壁高は約 5cmを 測る。埋土は炭化物が混じる黒色土の単層である。底面に

は残材の民化物がブロック状に堆積する。底面は概ね平坦で、火熟により弱 く赤色変化した焼土が点在した。

状況から炭窯と判断した。遺物は出土しなかったが、炭化物は分析によリナラと判明した。

S W125炭窯 (第285図 、写真図版205)

I区赤28B区南側の尾根頂部東側谷頭、ⅨD-141・ mグ リッドに位置し、検出面はV・ Ⅵ層上面である。

東側が崩落により消失しているが、遺存部から平面形・規模は長軸方向が等高線と平行する北東―南西にあ

る長軸約320cm、 短軸約60cmの略楕円形を呈すると推定されるが、西山側壁の状態から造 り替えの 2基の

可能性 もある。壁は外傾して立ち上が り、壁高は西壁の最大約20cmか ら東側に向かい低 くなる。埋土は上

位に炭化物が微量混じる黒色系土、下位には崩落の褐色土が堆積 し、底面中央にはブロック状の炭化物が検
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出された。底面は東谷側に緩 く傾斜 し、焼土は認められなかったが、

遺物は出上しなかったが、炭化物は分析によリクリと判明した。

立地と状況から炭窯 と判断した。

にゝ

―全二―H=5■Om

1/1ヽ 山内)

B

―全―H‐ 573m

AH_577m      」上

1

SヽV122
1.10YR3/2(黒褐)しまり有、粘性無、炭化物少量

SW123
1 10YR2/1(黒 )

しまり有、粘性無、炭化物少量

SIV125
1.10YR2/2(黒褐)

しまり有、粘性やや有、炭化物少量
2,10YR4/4(褐 )

しまり有、粘性無、砂質
3.10YR7/3(に ぶい黄橙)

しまり'粘性無、砂質、マサ土

0           1m

第285図  SVV122・ 123・ 刊25炭窯

S K303土坑 (第286図 、写真図版206)

赤28A区のⅨC-161グリッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。尾根北端の東側急斜面に立地し谷狽I

が崩落してお り、規模・形状の詳細は不明であるが、残存部における長軸は1.4m、 短軸は1.2mを 測 り、平

面の形状はやや不整な円形を呈している。山側の壁はなだらかに立ち上がって壁高は47cmあ り、底面はお

おむね平坦である。埋土は上位に黒褐色土、下位ににぶい黄褐色土がレンズ状に堆積 し、下層に厚さ2cm程

度の廃棄焼土を含んでいる。出土遺物はない。

S K304土坑 (第286図 )

赤28A区のⅨC-16tグリッドに位置し、尾根頂部緩斜面のⅥ層上面で検出している。平面の形状は不整

な楕円で、長軸は92cm、 短軸は70cmを測る。断面形は鍋形を呈 して深さは30cmあ り、東側壁面の一部に

木根による攪乱が見られる。埋土はマサ土を含むにぶい黄橙色土一層で一括廃葉による人為的堆積と思われ

る。出土遺物はない。
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S K306土坑 (第286図 、写真図版206)

赤28B区 のⅨD-17dグ リッドに位置し、尾根頂部緩斜面のⅥ層上面で検出している。 S1163B竪穴住

居跡と重複し、 S1163Bよ り新しい。平面の形状は不整な隅丸方形を呈し、1.0× 1.4mの規模を測る。断面

形は浅いU字状で底部に凹凸がみられ、深さは35～ 40cmあ る。埋土は責褐色上の人為的堆積である。底部

の形状に何 らかの意図が窺えるが、詳細は不明である。遺物は土師器の奏破片が 4点出土した。 (亀 )

S K308土坑 (第286図 、写真図版206)

I区赤28B区北側の尾根頂部緩斜面、ⅨD-16dグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。平面形・

規模は、開口部径約110cm、 底部径約100cmの 円形で、断面形は深さ約25cmの筒状を呈する。埋土は黄褐

色土の人為的堆積である。底面は概ね平坦である。遺物は出上しなかった。

S K309土坑 (第286図、写真図版206)

I区赤28B区北側の尾根頂部緩斜面、ⅨD-16dグ リッドに位置 し、検出面はⅥ層上面である。 SI

164・ 165と 重複 し、本遺構が切る。平面形・規模は、開口部115× 65cm、 底部約105× 50cmの 略長方形で、

断面形は深さ約10cmの箱形を呈する。埋土は黄褐色土の単層で、底面は概ね平坦である。

遺物は土師器の奏形土器片が数点出土したのみである。

S K312上坑 (第286図 、写真図版206)

I区赤28B区北側の尾根部東狽Iの谷頭、ⅨD-16fグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。東谷側

が崩落により消失して全容は不明である。遺存部から平面形・規模は、一辺約120cmの 隅丸略方形で、断面

形は深さ約35cmの箱形を呈すると推定される。埋土は黄褐色土の人為的堆積である。底面は概ね平坦であ

る。遺物は出上しなかった。

S K314土坑 (第287図、遺物図版48、 写真図版206・ 244・ 325)

I区赤28B区北側の西斜面上位、ⅨD-12hグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。S N82と 重複

し、本遺構が切られる。平面形・規模は、開口部約180× 150cm、 底部約150× 120cmの 略楕円形で、断面形

は深さ約100cmの筒状を呈する。埋土はおよそ10層 からなる黄褐色系土の人為的堆積で、北側埋土下位には

廃棄された小さな貝層が 2ヶ 所検出され、廃棄の単位は上位のイガイ主体と下位のクチバガイに分けられる。

底面は概ね平坦だが、中央には40cm前後の不整で、深さ約10cmほ どの皿形の窪みがある。

遺物は土師器の奏形土器片が少量と郭形土器 1点 (564)と 貝類はイガイが少しとクチバガイが多く出土し

たが、詳細については遺物編を参照されたい。

S K315土坑 (第287図 、写真図版207)

I区赤28B区北側の尾根頂部平坦面、ⅨD-13hグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。平面形・

規模は、開口部径約140cm、 底部径約110cmの 円形を呈し、断面形は深さ約75cmの筒状で、上位が崩落に

よりやや外反する。埋土は底面に自然堆積の黒色土があるほかは全体的にマサ土を含む黄褐色系上の人為的

堆積である。底面は概ね平坦だが、幅約15cm、 深さ約 5cmの溝が巡る。

遺物は土師器の奏形土器片が数点出土した。

S K318A～ C土坑、S N83炉跡 (第287・ 291図 、遺物図版74、 写真図版207・ 260)

I区赤28B区南側の尾根頂部平坦面、ⅨD-12・ 131グ リッドに位置し、検出面はV・ Ⅵ層上面である。

検出時には同規模の円形の連結したプランを確認したものだが、埋土が入為的な黄褐色系土であったため、

判別ができず、連結する長軸方向で半割を行ったところ、精査過程でB・ C土坑を利用して作られた S N83

炉跡を検出した。また同時に精査を行っていたS1175北西隅で当初確認できなかったC土坑を検出し、さ
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SK303

A H=556m

―▲―H‐ 613m

SK304

_生_H_614m

SK306
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一―

一

  ―――H=61ユ m

B

B

SK304
1.10YR6/4(1こぶい黄橙)

しまり有、粘性無、
マサ土をプロック状
(極小～小)に微量

SK309

SK306
1.10YR5れ (にぶい黄褐)しまりやや有

粘性無

SK303
1 10YR2/2(黒褐)し まりやや有、粘性無
2 10YR3//3(暗褐)し まり有、粘性無
3.10YR5/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無
4 Ъ YR5/8(明 褐)廃葉焼土

SK308

誓
上

A

A
―――H‐ 61lm法

Ｂ・
A

SK308
1.10YR4/4(褐 )しまり極めて有、粘性無、砂質、炭化物微量
2.10YR6/4(に ぶい責橙)し まりやや有、粘性無、砂質

SK312
1 10YR6た くにぶい黄橙)マサ土プロック
2 10YR5/4～ 5/6(1こ ぶい黄褐～責褐)

しまり有、粘性無、砂質、炭化物微量

SK309
1.10YR5/4(にぶい黄褐)し まり・粘性やや有、民化物微量

SK312

A
一一―H‐ 602m

B

A

B

0           1m

弗286層] SK303・ 304・ 306・ 308・ 309・ 312EL坑
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AA

SK314

一ニーH‐ 602m

SK315

A
―一―H=60航

SK315
1.10YR3/4(暗 褐)しまりやや有、粘性無
2.10YR6/4(に ぶい黄橙)しまり有、粘性無、砂質、マサ土
3.10YR5/4(に ぶい黄掲)しまり有、粘性無、砂質、マサ土
4.10YR4/4(褐 )し まり。粘性やや有
5.26Y5/4(黄 褐)し まり有、粘性無、砂質
6 10YR2/1(黒 )しまり有、粘性無
7.25Y5/4(責 褐)し まり有、粘性無、砂質

SK318C

―塗二H‐ 576m

SK318C
l.10YR6/4(に ぶい黄橙)しまり極めて有、粘性無、砂質
2 10YR6/8(明 黄褐)しまり有、粘性やや有、マサ土プロック少量
3 10YR7/4(1こ ぶい黄橙)しまり有、粘性無、砂質
4 10YR7/3(に ぶい黄橙)しまりやや有、粘性無、砂質
5.10YV4(に ぶい責褐)しまり有、粘性無、砂質
6.10YR5/3(に ぶい責褐)しまり有、粘性無、砂質
7 10YR6/4(に ぶい責橙)し まり極めて有、粘性無、砂質
8.10YR6/6(明 黄褐)し まり・粘性無

0           1m

B

B

B

SK314
1 10YR4/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、砂質
2.10YR5/4(に ぶい責褐)し まり有、粘性やや有、炭化物微量

3.25Y4/6(オ リープ褐)しまり有、粘性無、砂質
4.10YR5/4(に ぶい責褐)しまり有、粘性無、λ化物少量

5 10YR6/3(に ぶい黄橙)しまり有、粘性無、マサ土粒少量
6 10YR3/4(暗 褐)しまり有、粘性やや有、炭化物微量
7 25Y4/6(オ リープ褐)し まり。粘性有
8 10YR2/1(黒 褐)しまり有、粘性無、炭化物多量、貝層
9.25Y5/3(責 褐)し まり有、粘性無
10.10YR5/6(黄 褐)しまり有、粘性無、砂質、マサ土少量
11.10YR5/4(に ぶい責褐)し まり有、粘性無、砂質
12.10YR6/3(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無、砂質、マサ土多量

SK318A・ B

A H_577m

SK318A・ B
l.10YR6/8(明 黄褐)し まりやや有、粘性有
2.10YR7/4(に ぶい黄橙)し まり有、粘性やや有
3.10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり極めて有、粘性無、マサ土多量
4 10YR6/6(明 黄褐)しまり極めて有、粘性有

ス

上A

A

B

界287図  SK314・ 315。 318A・ BoC」ゴ尤
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らにS N74と も重複することが判明した。検出状況と断面観察から新旧関係は、 (新)S N74・ 83→ S K318

A・ B→ S K318C→ S1175(古 )である。新旧順に記述する。

S N83は 、平面形はグルマ形を呈 し、南側頭部部分は土坑状に深 く掘 り込まれ、北側体部部分は浅 くな

っていた。規模は開口部の長軸は約210cm、 頭部土坑は開口部径約100cm、 底部径約65cmの略円形で、断

面形は深さ約50cmの鍋形を呈し、体部は開田部径約120cmの 歪な略円形で、断面形は深さ約 5cmの皿形を

呈する。埋土は上位に薄く部分的な暗褐色土があるほかは黄褐色系土の人為的堆積である。頭部・体部とも

底面は概ね平坦で、体部底面のほぼ中央には40cm程の広が りで、厚さ約 7cmほ どが火熱により赤色変化し

ていた。遺物は南側頭部土坑埋土から羽口片 2点 と鍛冶津が約 l kg出 土した。

S K318Aの平面形・規模は、開田部径約110cm、 底部径約95cmの略円形で、断面形は深さ約50cmの平鍋

形を呈する。埋土の大半はS N83のため不明である。底面は概ね平坦である。遺物は出土しなかった。

S K318Bの平面形・規模は、開田部径約130cm、 底部径約105cmの 略円形で、断面形は深さ約40cmの筒

状を呈する。埋土はA土坑と一体で基本的には人為的な責褐色上の単層である。底面は概ね平坦である。

遺物は埋土から羽日 1点 (160)と 鍛冶津が極めて微量出土した。

S K318Cの平面形・規模は、開口部径約150cm、 底部径約140cmの 円形で、断面形は深さ約110cmの筒状

を呈する。埋土は全体的にマサ土を含む黄褐色系土の人為的堆積である。底面は概ね平坦だが、幅約15cm、

深さ約 5cmの溝が巡る。

遺物は土師器の甕形土器片と羽口片数点と鍛冶津が極めて微量出土した。

S K322土坑 (第288図 、写真図版207)

I区赤28B区南側の尾根頂部平坦面、ⅨD-13mグ リッドに位置し、 S1175の精査過程で検出したが、

本遺構 とS1175は ともに人為的な黄褐色系土であったため、実際にはS1175床面でプランを確定したもの

である。本遺構が新しい。平面形・規模は、開口部径約140cm、 底部径約115cmの 略円形を呈し、断面形は

深さ約70cm前後の筒状を呈する。埋土は全体的にマサ土を含む責褐色系土の人為的堆積である。底面は概

ね平坦だが、中央に長軸約90cm、 短軸約60～ 70cmの ダルマ形で、深さ約10cmの ピットがある。

遺物は土師器の奏形土器片と郭形土器片が数点、鍛冶津が極めて微量出土した。

S K333土坑 (第288図、遺物図版48、 写真図版207・ 244)

I区赤28B区北側の東側斜面上位、ⅨD-14jグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。 S Wl19と

重複 し、本遺構が切 られる。平面形・規模は、長軸約180cm、 短軸約165cmの 隅九長方形で、断面形は深さ

約60cmの箱形を呈する。埋土は山側が崩落と流入による褐色系土と黒色系土の自然堆積で、谷側の S Wl19

下位では黄褐色上の人為的堆積となっていた。底面は概ね平坦である。

遺物は土師器の奏形土器片数点と郭形土器 1個体 (565)が 出土した。 (小山内)

S K336土坑 (第288図 、写真図版207)

赤28A区のⅨC-16sグリッドに位置し、 S K 148竪穴状遺構の貼床下で検出している。平面の形状は不

整な隅九長方形を呈し、o.7× ■Omの規模を測る。底面は平坦で壁は垂直気味に立ち上 り、断面形は浅いU

字状を呈してる。埋土は明責褐色砂質上の一層で貼床の土質とは異なり、 S K 148よ り古い遺構 と捉える。

また貼床からの深さは25cmであるが、Ⅵ層上面から推定すると65cm程度あったと思われる。

遺物は出土していない。

S K337土坑 (第288図 、写真図版207)

I区赤28B区北側の尾根頂部平坦面、ⅨD-13hグ リッ

(亀 )

ドに位置する。検出面はⅥ層上面であるが、当初
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A

SK322

A
―――H‐ W2m

SK322
1 10YR5/4(に ぶい黄褐)しまり有、粘性無、砂質
2.10YR2/3(黒 褐)し まり '粘性やや有、炭化物微量
3 10YR6/4(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無、砂質
4.10YR6/3(1こ ぶい黄橙)し まり極めて有、粘性無、砂質

5.10YR6/6(明 黄掲)し まり有、粘性無、砂質
6.10YR5/4(に ぶい責褐)し まり有、粘性無、砂質
7 10YR6/4(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無、砂質
8 10YR7/3(に ぶい黄橙)し まり極めて有、粘性無、マサ土少量

SK336

A
一―一H=6116m

SK336
1 10YR6y/6(明黄褐)砂質

しまり有、粘性無

0            1m

SK333

SK333
1.10YR4れ (褐)しまり有、粘性やや有
2 10YR5/3(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無
3.10YR5れ (にぶい黄褐)し まり有、粘性無
4 10YR6/3(に ぶい黄橙)し まり有、粘性無、マサ土少量

5 10YR2/2(黒 褐)しまり有、粘性やや有
6 10YR1 71(黒 )しまり有、粘性無、炭化物多畳

7.10YR3/4(暗 褐)しまり'粘性有
8 75YR3/4(暗 褐)しまり有、粘性やや有、弱い酸化焼土

9.10YR4/4(褐 )しまり有、粘性無、炭化物微量、地山プロック多量

SK337

一盗―H‐ 605m

SK337
1 10YR6れ (にぶい黄橙)し まり有、粘性無、マサ土多量、炭化物少量

2.10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり有、粘性無、マサ土少量

二:醤彫豊影参燻箔ヤをま写推F弓と程墓f決危t厖多警
量

5.lCIYR5/3(に ぶい責褐)し まり'粘性やや有
6.10YR5/6(黄褐)しまり有、粘性無、砂質

A B

BA

BA

B

BA

B

第288図 SK322・ 333・ 336・ 337土坑
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S X 193の南西隅との認識で精査を行っていたが、精査過程で重複する単独の土坑と判明した。本遺構が新

しい。平面形・規模は、開口部約150× 120cm、 底部約145× 130cmの略楕円形を呈し、断面形は深さ約50cm

のフラスコ状を呈する。埋土は全体的にマサ土を含む黄褐色系上の人為的堆積である。底面は概ね平坦であ

る。遺物は土師器の奏形土器片数点と炭化材 (分析からクリ)が出土した。

S K 338土坑 (第289図、写真図版207)

(小山内)

赤28B区 のⅨD-16c・ dグ リッドに位置し、尾根頂部緩斜面のⅥ層上面で検出している。 S1163A・ B

竪穴住居跡と重複 し、 2棟より新 しい。平面の形状は径が約1.2mの不整な円形を呈している。断面形はU

字状で、深さは58cmあ る。埋土は人為的堆積による責褐色土が大半を占め、その上に自然流入の褐色上が

重なる。遺物は土師器の奏の破片が数点 (G1/4袋)と 須恵器の奏の破片が 1点出土した。 (亀 )

S K340上坑 (第289図、写真図版208)

I区赤28B区北側の尾根東側谷頭、ⅨD-14iグ リッドに位置する。 S Wl17底 面で検出した。また本遺

構底面ではS1171の煙出しを確認し、新旧関係は (新)S Wl17→本遺構→ S1171(古 )である。平面形・規

模は、開口部径約130cm、 底部径約130cmの 略円形で、断面形は遺存する深さが約35cmを測る筒状を呈す

る。埋土は全体的にマサ土を含む黄褐色系土の人為的堆積である。底面は概ね平坦である。

遺物は出土しなかった。

S K344土坑 (第289図 、写真図版208)

I区赤28B区北側の尾根頂部平坦面、ⅨD-14hグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。 S1168

A・ 169と 重複 し、検出状況から新旧関係は (新)S1168A→本遺構→ S1169(古 )である。平面形・規模は、

開田部約100× 75cm、 底部約80× 60cmの略楕円形を呈し、断面形は深さ約50cmの筒状を呈する。埋土は上

位黒色系土と下位黄褐色上の人為的堆積である。底面は概ね平坦である。

遺物は土師器の甕形土器片数点と炭化材 (分析からクリ)が出上した。

S K 345土坑 (第289図、遺物図版48。 49・ 108、 写真図版208・ 244・ 293)

I区赤28B区北側の尾根頂部平坦面、ⅨD-14hグ リッドに位置し、 S X 193床面で検出した。炉跡及び

根太痕を切ることから本遺構が新 しい。平面形・規模は、開口部径約100cm、 底部径約90cmの略円形で、断

面形は深さ約65cmの筒状を呈する。埋土は上位黒色系土と下位の人為的黄褐色土に大別され、上位には拳

大の礫が多量に含まれた。底面は概ね平坦である。

遺物は埋土上位から土師器の奏形土器が少量と砥石が 1点 (229)の み出土した。

S K346土坑 (第289図 )

I区赤28B区南側の尾根頂部緩斜面、ⅨD-13kグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。当初 SI

174Bの壁崩落部として精査を行っていたが、状況から新 しい単独の遺構と判断した。南側はS1174Bの 掘

削に伴い消失 し、全容は不明だが、残存部から平面形・規模は、開田部径約70cm前後の略円形で、断面形

は深さ約15cmほ どの椀形を呈すると思われる。埋土は上位黒色土、底面には廃棄焼土が堆積する。

遺物は鍛冶津が極めて微量出土したのみである。

S N69炉跡 (第290図 、写真図版208)

I区赤28B区北側の西斜面上位、ⅨD-12iグ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。谷側は崩落に

より消失 して全容は不明だが、残存部での平面形・規模は、長軸約90cm、 短軸約70cmの 略楕円形を呈 し、

山側壁は外傾 して立ち上が り、壁高は約30cmを測る。埋土は流入と崩落による黒色系土と褐色系上の自然

堆積である。底面は概ね平坦だが谷側にやや傾斜 し、谷側で約50cmほ どの不整な広がりで火熱により厚 さ
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SK338

A
――― H=61■m

SK338
1 10YR4/6(褐 )し まりやや有、粘性無
2.10YR5/8(黄 褐)し まりやや有、粘性無、マサ上を粒状 (極小)に

10YR6/6(明黄褐)をプロック状 (小 )1こ微量

SK344

A
一――H=ω加

SK340

A
――一H‐ 599m

SK340
1.10YR5/4(1こ ぶい黄褐)し まりやや有、粘性無
2.10YR6/4(1こ ぶい黄橙)し まりやや有、粘性無、砂質
3.10YR5/4(1こ ぶい黄褐)し まり'粘性無、砂質
4.10YR4/3(1こ ぶい黄褐)し まり有、粘性無、砂質
5。 10YR5/4(に ぶい黄掲)し まり有、粘性無、砂質
6.10YR6/4(1こ ぶい黄橙)し まり有、粘性無、砂質

SK346

A._577m

A

BA

B

B

誓

上
A

暫
上

SK344
1.10YR4/3(に ぶい黄褐)し まりやや有、粘性有、炭化物微量
2.10YR2/2(黒 褐)し まりやや有、粘性有、庚化物多量
3.10YR4/4(褐 )し まり極めて有、粘性無
4.10YR6/4(に ぶい黄橙)し まり極めて有、粘性無、砂質、人為的堆積
5 10YR6/6(明 黄褐)し まり無、粘性やや有、人為的指積

SK345
1.10YR3/3(暗 褐)し まり`粘性やや有
2 10YR2/2(黒 褐)し まり'粘性やや有
3 10YR3/2(黒 褐)し まり・粘性有、焼土粒微量
4.10YR6/4(1こ ぶい黄栓)し まり有、粘性無
5 仏5YR4/4(褐 )弱い焼土
6.10YR6/6(明 黄褐)し まり極めて有、粘性無
7.10YR6/4(1こ ぶい黄橙う しまり極めて有、粘性無、マサ上少量

8.75YR6/6(橙 )し まり極めて有、粘性無、焼土
9.10YR6/6(明 黄褐)し まり極めて有、粘性無
Ю.10YR5/4(にぶい責褐)し まり極めて有、粘性無、炭化物微量

SK346
1.10YR3れ (暗褐)

しまり有、粘性無、災化物微量
2.5YR4/6(赤 褐)廃葉焼土

SK345

A
―

H‐ 3D2m

第289図  SK338・ 340・ 344-346土 坑

B

汁
上

A

B
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約 5cmほ どが赤色変化していた。遺物は羽口片が 2点出土したのみである。

S N73炉跡 (第290図 、写真図版208)

I区赤28B区南側の尾根頂部平坦面、ⅨD-131グ リッドに位置し、検出面はⅥ層上面である。本遺構は

S1175を 切る。平面形・規模は、開口部径約60cmの 略円形で、断面形は深さ約15cmの丸底鍋形 を呈する。

埋土は上位褐色土と下位の炭化物混じりの黒色系土の自然堆積である。壁面が部分的に火熱により弱 く赤色

変化していた。遺物は出土しなかった。

S N74炉跡 (第290図 )

I区赤28B区南側の尾根頂部平坦面、ⅨD-12mグ リッドに位置し、 S1175の精査過程で検出したもの

で、本遺構が新 しい。東側はS1175埋土として掘削 したため全容は不明だが、残存部から平面形・規模は、

長軸約140cm、 短軸約100cm前 後の略精円形 と推定され、残存する壁は外傾 して立ち上が り、壁高は約

30cmを 測る。埋土は黄褐色系土の人為的堆積である。底面は概ね平坦で、西側に径約30cmの略円形で火熱

により厚さ約 3cmほ どの赤色変化が認められた。遺物は出土しなかった。

S N75炉跡 (第290図 )

I区赤28B区南側の尾根頂部平坦面、ⅨD-13kグ リッドに位置し、 S1175の精査過程で埋土中で検出

したもので、本遺構が新 しい。平面形 。規模は、開口部径約50cmの略円形で、断面形は深さ約10cmの鍋形

を呈する。埋土は炭化物を多 く含む黒色系土の自然堆積である。壁面が全体的に火熱により赤色変化してい

た。遺物は出上しなかった。

S N77炉跡 (第290図 )

1/1ヽ 山内)

赤28B区のⅨD-17・ cグ リッドに位置 し、検出面はV層 (黄褐色土層)及びⅥ層 (岩盤層)上面である①

尾根東側下の急斜面に位置し谷側が崩落しており、規模・形状の詳細は不明である。残存部における長軸は

1.lm、 短軸は66cmを 測 り、平面の形状は不整な楕円形を呈している。壁はなだらかに立ち上が り、壁高は

山側で約30cmを 測る。埋土は上位に褐色土、下位に暗褐上が堆積 し燃焼部上に弱い酸化焼土の層がある。

燃焼部焼土は15× 30cmの規模で瓢箪状を呈 し、厚さは約 3cmを 測る。また斜面上に掘 りの浅い幅30～

50cmで全長1.8mを 測る溝状の遺構 (S N77-Dl)が あり、 S N77と 長軸の向きが一致することから何 らか

の繁が りがあつたと推察する。遺物は埋土から土師器の奏の破片が 1点出土している。

S N80炉跡 (第290図 )

赤28B区のⅨD-17cグ リッドに位置し、尾根頂部平坦面のⅥ層上面で検出している。南北をS1163A

及びS1162竪穴住居跡に切られており、 2棟 より古いと捉える。規模・形状の詳細は不明であるが東側の壁

が S一 N方向に平行で西側の壁がNE一 SW方位を向いていることから、平面形はNNE一 SSWを 長軸と

する楕円形と推定する。断面形は浅い皿状を呈し、壁高は 7～ 10cmあ る。埋土はにぶい黄橙土 とにぶい黄

褐上の二層からなり、底面には厚さ8cm程度ににぶい橙色の酸化焼土を残す。焼土の形状・規模はS1163

Aで切 られているため不明である。遺物は出土していない。

S N81炉跡 (第291図、写真図版208)

赤28A区のⅨC-18nグ リッドに位置し、尾根東側下急斜面のⅥ層上面で検出している。東側 (谷側)の

壁面が削 られており詳細は不明であるが、残存部は長軸1.lm、 短軸64cmを 測 り、平面の形状は不整な楕円

形を呈 している。西側 (山側)の壁は外傾して立ち上が り、壁高は約30cmあ る。埋土は上位が大化物を片状

に含む褐色土で、下位に弱い酸化焼土の層がある。底面はほぼ平坦で、中央の焼土は径が約45cmの不整な

円形を呈し中心の厚さが 4cm程度ある。遺物は出土していない。
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SN73

A H_574m

ゝ

生
B

SN74

A

A H_576m

X
A

A_H=600m

SN75

A H=579m

B

SN69
1.10YR4/4(褐 )

しまり・粘性有
2.10YRν 3(暗褐 )

しまり無、粘性やや有
3 10YRν 4(暗褐)

しまり 粘性有
4 10YRみ42(黒禍)

しまり・粘性やや有、災化物少量
5。 10YRν 2(黒褐 )

しまり 粘性無
6 ■5YR4れ (褐 )

しまり '粘性有

`:監

玉男負濯禦ぃ赤IBll焼
土

SN73
1 10YR5/6(黄 褐)

しまり極めて有、粘性有
2. 10YR2/1(黒 )

しまり無、粘性有、炭化物少量
3 10YR3/3(暗 褐)

しまり有、粘性無、炭化物微量
4 75YR4/4(褐)焼土

SN77

SN74

】:冷:¥艶チtt福 |1焼土

SN80

＜
螂ゝ

上
B      AA上

曜藝渤
B

=生一H‐ 618m
B

SN75
1.10YR1 71(黒 )

しまり 粘性無、炭化物多畳
2 10YR4/6(褐 )

しまり有、粘性やや有
3 10YR17/1(黒 )

しまり有、粘性無
4.10YR17/1(黒 )

しまり有、粘性無、炭化物少量
5 聟 R5/6(明赤褐)焼土

_生_H=615m

SN77
1 10YR4/4(褐 )しまりやや有、粘性無
2.10YR3/3(暗褐)し まりやや有、粘性無
3.10YR5/4(1こぶい黄褐)し まりやや有、粘性無
4.10YR5/4(1こ ぶい黄褐)し まり有、粘性無
5 10YR4/4(褐 )しまりやや有、粘性無
6.10YR3/3(暗褐)しまりやや有、粘性無
7 75YR5/6(明 褐)弱い焼土、しまり有、粘性無
8 10YR5//6(黄褐)し まり有、粘性有
9 10YR5/6(黄褐)しまりやや有、粘性無
10 5YR6/8(橙 )強い酸化焼上、しまり堅、粘性無

B

SN80
1.10YR7/4(に ぶい黄橙)し まり有、

粘性無
2.10YR5//4(に ぶい黄褐)し まり有、

粘性無
3.5YR6/4(1こ ぶい橙)焼土

0           1m

第290図  SN69・ 73～ 75・ 77・ 80炉跡
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SN81

A
―――H‐ 541m

SN82

A
一

H‐ 60Юm

A Ｂ

一
　

　

　

Ｂ

一

SN84

A
一――H‐ 604m

Ｘ

Ｂ

一
A

SN84
1 10YRン 3(暗褐)し まり無、粘性有
2 10YR4/6(褐 )し まり 粘性有
3 10YRν 6(黄褐)し まり無、粘性有

亡:発尋税(躍

跡
働

1焼
土

A

B

SN81
1 10YR4れ (褐)し まり有、粘性無、

炭化物を片状 (小 )に微量
2 10YR5/6(黄 掲)し まり有、粘性無
3 75YR5/6(明 褐)弱い酸化焼上、

しまり堅、粘性無
4 5YR5/8(明 赤褐)強い酸化焼土、

しまり非常に堅、粘性無

SN83

A
―――H‐ 577m

SN83
1 10YR3/3(嗜 褐)し まり有、粘性やや有
2 10YRν 6(黄褐)し まり有、粘性やや有
3 10YR5/4(に がい黄褐)し まり極めて有、粘性無、砂質、マサ土多量
4 10YRν 4(に ぶい黄橙)しまり ,粘性やや有
5 10YR5/4(に ぶい黄褐)し まり。粘性やや有、小鉄津少量
6 10YR6/6(明 責褐)し まり極めて有、粘性有

:1託翻欅ヲ辞動
1焼
土

SN82
1 10YR4/4(褐 )し まり無

粘性やや有、炭化物微量
2 10YR2/3(黒 褐)し まり無

粘性やや有、炭化物少量

二:据¥影:罐;1焼
土

第291図  SN81～ 85炉跡

A
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SN85
1 10YRν6(黄褐)し まり極めて有、粘性有、黄褐色粘土
2 10YR4/3(褐 )焼土

0                       1m
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S N82炉跡 (第291図 )

I区赤28B区北側の西斜面上位、ⅨD-12hグ リッドに位置する。 S K314の精査過程で検出したもので、

本遺構が新 しい。南側はS K314埋土として掘削 したため全容は不明だが、残存部から平面形・規模は、長軸

約70cm、 短軸約50cm前後の略楕円形と推定され、残存する壁はほぼ垂直に立ち上が り、壁高は約15cmを

測る。埋土は褐色土の単層である。底面は概ね平坦で、東壁際に火熟による弱い赤色変化が認め られた。

遺物は出土しなかった。

S N84炉跡 (第291図 、写真図版208)

I区赤28B区北側の尾根頂部平坦面、ⅨD-14gグ リッドに位置し、Ⅵ層上面で検出した。平面形・規模

は、開口部径約75cmの略円形で、断面形は深さ約 7cmの皿形を呈する。埋土は褐色系土の人為的堆積であ

る。底面は概ね平坦で、火熱により厚さ約 7cmほ どが赤色変化 していた。遺物は出土しなかった。

S N85炉跡 (第291図 )

I区赤28B区南側の緩斜面、ⅨD-12kグ リッドに位置する。 S W121の 精査過程で断面観察によって検

出したもので、本遺構が新 しい。 S W121埋土として掘削したためベル ト部分のみ残存し、全容は不明だが、

残存部から平面形・規模は、開口部径約40cm前後の略円形で、断面形は深さ約 7cmの皿形 と推定される。

埋土は褐色上の単層である。全体的に火熟により厚さ約 5cmほ どが弱 く赤色変化していた。

遺物は出土しなかった。

②緑15区

検出された遺構は、工房跡 1棟、鉄生産関連炉跡 1基、炭窯 1基、土坑 2基、炉跡 3基、廃津場 lヶ 所で

ある。分布状況としては、ほとんどが赤28B区南側尾根頂部から谷底に至る斜面に立地し、谷底には狭小な

廃津場が形成されていた。                                K/Jヽ 山内)

SX 182工房跡・S X W72鉄生産関連炉跡 iS X H15廃滓場

(第292図、遺物図版74・ 108、 写真図版209。 260・ 266・ 267・ 293・ 322・ 323)

I区緑15区西側の斜面中腹、ⅨD-16kグ リッドに位置し、検出面はⅢ層上面である。平成13年度調査当

初の試掘時に谷底で鉄津類の広が り(S X H15)を 確認 し、流出津が多 く認められたことから、赤28B区側

の西斜面に製鉄炉の存在が想定されたものである。粗掘と検出作業はⅢ層黒色土上のため遺構の識別が難し

く慎重に行ったが、上部構造として明瞭な炉体及び炉壁は認められず、検出当初は、上位に等高線 と平行す

る南北方向の長軸約3.5m、 短軸約1.2m前 後の不整形で崩落とも思えたプラン(S X 182)と 下位に斜面上側

の頭部と肩部を還元した青灰色土が部分的に縁取る歪なグルマ形のプラン(S XW72)を 確認したものであ

る。精査の結果、谷側の特に炉体部部分は崩落により大半が消失してお り、遺存状態は極めて不良であるこ

とが判明した。

SX 182は 、東谷側が崩落により消失しているため全容は不明である。遺存部での平面形 。規模は、大

きく2段からなる階段状の狭い平坦部を持つもので、北側には一段高いテラスが張 り出す。全体では等高線

と平行する南北長軸約3.7m、 短軸約1.2mほ どで、上段では長軸約 3m、 短軸約0.6mの 略楕円形、下段では

長軸約 2m、 短軸約0.8mの略長方形を呈すると推定され、張 り出しは長軸約13m、 短軸約0.4mが遺存する。

壁は外傾 して立ち上が り、壁高は上段西側の最大約35cmか ら東側に向かい低 くなり、それぞれの高低差は

約 5～10cmほ どである。埋土はⅢ層起源の暗褐色系土の自然堆積である。それぞれの床面は概ね平坦で堅

締、貼床は施されていなかった。床面施設としては上段中央山側に長軸約90cm、 短軸約30cmの略楕円形で、
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断面形は深さ約25cmほ どの袋状を呈するKl土坑 1基、柱穴を下段に 4基と張 り出しで 2基検出した。

配置及び形状から、柱穴は輔設置に関連するもので、 S X W72操 業時の輔を据えるための施設 (輔座)と 、

関連する作業等の足場の可能性が考えられる。

遺物は、土師器の甕形土器片が少量と鉄津約0.6kgが出土した。

S X W721よ、検出時の状況からダルマ形の頭部を羽口装着痕跡、中央部を炉跡、下位を前庭部と想定 し

て精査を開始したが、精査の結果、大半が崩落により消失していることが判明し、頭部部分は僅かに炉底部

を残すもので、体部はすべて前庭部と判断された。遺存部分での平面形・規模は、全体の長軸は約130cmで、

等高線と直行する東西にあ り、炉は長軸約30cm、 短軸約13cmの 楕円形を呈し、断面形は深さ約 5cmの 丸底

鍋形を呈するが、前庭部側の湯口部分で開口する。炉底は全然的に堅 く締まり、やや強く還元し、周囲は黒

色の蒸焼状態となっていた。炉底以下には、炉床として防湿と熟効率の増強を目的とする下部構造は存在 し

なかった。前庭部は明瞭な段差はなく、底面は全体的に谷側に傾斜するものの略円形プランが 3連結し、全

体の長軸は約120cmの 略楕円形で、上位は短軸約55cm、 中位は短軸約90cm、 下位は短軸約50cmを 測る。壁

は外傾して立ち上が り、深さ約15cmを 測る。底面は炉湯日から東谷狽1に 向かい傾斜 していた。埋土はおよ

そ10層 に細分されるが、全体的にⅢ層起源の黒色土の自然堆積で、前庭部では流出津が少量と、大きさ約

40cm、 厚さ約 5cmほ どの炉壁晩が認められた。

前庭部山側ではプラン縁辺が一部還元してお り、円形の掘 り込みが連結したような状態から、炉の造 り替

えの可能性も考えられる。いずれにしても下部構造を持たない簡便な構造とS X H15の鉄津類や炉壁の出土

量からみて、使用期間は短 く、操業回数も少ないものと考えられる。

遺物は、前庭部から不明鉄製品 1点、炉壁院が少量と流出淳を主体 とする鉄津約3.7kgが出上し、僅かに

出土した炭化物は分析の結果クリと判明した。

S X H15は 、 S X W72下 方の谷底、ⅨD-17k・ 1グ リッドに広がるおよそ5m四方の廃津場で、約50cm

の厚さで比較的多 く鉄津類が堆積 していた。堆積の状況としては廃棄単位を把握できるようなものではなく、

傾向として上位が比較的大き目の鉄津を主体として流出津を多 くと、炉壁を少量含み、下位は小さめの鉄津

を主体として流出津が炉内津よりやや多めとなっており、炉内津は上・下位ともほぼ等しく含まれる。SX
W72と の位置関係からこの操業により形成された廃津場と考えられる。

遺物は、土師器の奏形土器片が少量と須恵器の奏形土器片数点、羽口がおよそ 3個体分 (162～ 164)、 炉

壁少量、砥石 1点 (230)、 鉄塊系遺物約40イ回、鉄津が約164kg出土 した。

S W124炭窯 (第292図 、写真図版210)

I区緑15区西狽Iの斜面裾、ⅨD-18i・ jグ リッドに位置し、検出面はⅢ層上面である。北東側が一部崩

落により消失しているが、遺存部から平面形・規模は長軸方向が等高線 と平行する北東一南西にある長軸約

465cm、 短軸約170cmの 略長精円形を呈すると推定され、壁は外傾 して立ち上が り、壁高は西壁の最大約

60cmか ら東側に向かい低 くなる。埋土はⅢ層起源の流入と崩落による黒色土の自然堆積で、底面には残材

の炭化物層が全体的に堆積する。底面はやや凹凸があり、火熱による弱 く赤色変化した焼土が点在する。

遺物は土師器の奏形土器片が少量と炉内津が極めて微量出土した。

S K 331土坑 (第293図、写真図版210)

I区緑15区西側の斜面中腹、ⅨD-15kグ リッドに位置 し、検出面はⅣ層上面である。平面形・規模は、

開口部では長軸約220cm、 短軸約100cmの 歪な略楕円形を呈するが、山側で長軸約150cm、 短軸約60cmの楕

円形に深 く掘 り込まれ、下位は西山側に潜るようにさらに 2段階の楕円形に掘 られていた。深さは最大約
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SX182・ S� 72 frll
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100cmを測る。埋土は上位に流入の黒色系土、下位に崩落の褐色系土が堆積する。段差のある底面は凹凸が

あり、黄褐色粘土層を横に掘 り進めていることから粘土採掘穴と思われ、また配置からS XW72の炉壁構築

に使用した可能性が考えられる。

遺物は埋土上位から土師器の奏形土器片と羽口片各 1点、流出津が極めて微量と炉内津が少量出土した。

S K343土坑 (第293図 、遺物図版74、 写真図版210。 260)

I区緑15区西側の斜面裾、ⅨD-16k。 1グ リッドに位置し、検出面はⅢ層上面である。平面形・規模は、

長軸約115cm、 短軸約75cmの楕円形で、断面形は深さ約40cmの鍋形を呈する。埋土は流入による黒色土の

単層である。遺物は土師器の奏形土器片数点と羽日 1点 (161)、 流出滓と炉内津が約 l kg出 土した。

S N70炉跡 (第293図 、写真図版210)

I区緑15区西側の斜面中腹、ⅨD-16kグ リッドに位置し、検出面はⅢ層上面である。東谷側は崩落によ

り消失して全容は本明だが、残存部から平面形・規模は、長軸約115cm、 短軸約55cmの略楕円形と推定さ

れ、西山側壁は外傾 して立ち上が り、壁高は約20cmを測る。埋土は流入黒色土の単層である。底面は概ね

平坦だが谷側にやや傾斜 し、約50cmほ どの不整な広がりで火熱により厚さ約10cmほ どが赤色変化していた。

遺物は出土しなかった。

S N71炉跡 (第293図 、写真図版210)

I区緑15区西側の斜面中腹、ⅨD-16kグ リッドに位置し、検出面はⅢ層上面である。東谷側は崩落に

より消失して全容はか明だが、残存部から平面形・規模は、径約80cm前後の略円形と推定され、断面形は

深さ約20cmの皿形を呈する。埋土は流入黒色上の単層である。底面は谷側にやや傾斜 し、北側に不整な広

が りで火熟により厚さ約 3cmほ どが赤色変化 していた。

遺物は土師器の奏形土器片が 1点のみ出土した。

S N72炉跡 (第293図 、写真図版210)

I区緑15区西側の斜面裾、ⅨD-18iグ リッドに位置し、検出面はⅢ層上面である。東谷側は崩落により

一部消失 しているが、残存部から平面形・規模は、径約30cm前後の略円形 と推定され、断面形は深さ約

10cmの皿形を呈する。埋土は流入黒色土の単層である。底面は概ね平坦で、山側西壁が火熱により厚さ約

3cmほ どに赤色変化 していた。また、下位には平面形・規模が径約45cmの 円形で、断面形が深さ約 5cmの

椀形の掘 り方が検出され、炭化材を含む堅 く締まった炭化物層であったことから、防湿と熱効率の増強を目

的とした下部構造と考えられる。遺物は出土しなかった。 (小山内)
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