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10.lTN蓋 (Al号墳閉塞部出土 )
11.小形壺(Al号墳墓道部出土 )
12.小形高郭(Al号墳羨道部出土 )
13.小形高郭 (Al号墳墓道部出土)
14.平瓶(Al号墳羨道部出土)
15.横瓶(Al号墳閉塞部出土 )
16.台付壺(B地区 1号住居址出土 )

群筆警
斉
ノ

1.壺 (8号炭窯側庭部出土 )
2.甕 (2号炭窯前庭部出土 )
3.平瓶(4号炭窯側庭及び前庭部出土 )
4.甕 (9号炭窯煙道部出土 )
5.平瓶 (M-19区出土 )
6.7.2号製鉄炉炉壁
8.9.5号炭窯天丼吉Ⅲ片
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(1)2X-844

緑 山 遺 跡
(1号製鉄炉出土 )

砂鉄製錬滓

×100

外観写真 1/2.6 多

(2)2X-845

緑 山 遺 跡

(1号製鉄炉出土 )

砂鉄製錬滓

×100

外観写真 1/2.6

(3)2X-846

緑 山 遺 跡

(1号製鉄炉出土 )

砂鉄製錬滓

×100

外観写真 1/2.6

(4)P-831

緑 山 遺 跡

(1号製鉄炉出土 )

砂鉄製錬滓

(ガラス質鉄 1宰 )

×100

外観写真 1/2

(5)P-833

緑 山 遺 跡

(1号製鉄炉出土 )

小鉄塊酸化物

×100

外411写真 1/2

Photo.1 鉄淳および鉄酸化物の顕微鏡組織
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(6)P-832

緑 山 違 跡
(1号製鉄炉出土 )

含鉄鉄滓

外観写真 1/2

(7)P-836

緑 山 遺 跡
(1号製鉄炉出土 )

小鉄塊

外観写真 1/2
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P-836
石汗磨のまま
×400

ピクラル etc・h

×400

ピクラルetch

×400

ナイタルetch
×100

Photo.2 含鉄鉄滓と小鉄塊の顕微鏡組織
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(8)P-834

緑 山 追 跡

(1号製鉄炉出土 )

砂鉄製錬津

×100

外観写真 1/2

(9)P-835

緑 山 遺 跡

(1号製鉄炉出土 )

砂鉄製錬淳

×100

外観写真 1/2

はll P-837

緑 山 遺 跡
(1号製鉄炉出土 )

砂鉄製錬滓

×100

外観写真 1/2

(11) P-338

緑 山 遺 跡

(1号梨鉄炉出土 )

砂鉄製錬滓

×100

外観写真 1/2

(19 2X-848

緑 山 遺 跡
(1号製鉄炉出土 )

砂鉄粒子

×100

Photo.3 鉄滓および砂鉄粒子の顕微鏡組織
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(10 2X-841

緑 山 遺 跡

(2号製鉄炉出土 )

砂鉄製錬滓

(ガラス質鉄滓 )

×100

外観写真 1/26

(10 2X-842

緑 山 遺 跡

(2号製鉄炉出土 )

砂鉄製錬滓

(ガラス質鉄津 )

×100

外観写真 1/2.6
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(10 2X-843A

緑 山 遺 跡
(2号製鉄炉出土 )

砂鉄製錬滓

(ガラス質鉄 1宰 )

×400

外観写真 1/2.6

(10 2X-843B

緑 山 遺 跡

(2号製鉄炉出土 )

砂鉄製錬滓

×400

外観写真 1/2.6

(19 2X-843C

緑 山 遺 跡
(2号製鉄炉出土 )

小鉄塊酸化物

×100

外観写真 1/2.6

警

Photo.4 鉄 1宰 と鉄酸化物の顕微鏡組織
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t81 2B-821

緑 山 遺 跡
(2号製鉄炉出土 )

砂鉄製錬滓

×100

外観写真 1/26

は9 2B-822

緑 山 追 跡

(2号製鉄炉出土 )

砂鉄製錬津

×100

外観写真 1/2

90 2B-823

緑 山 遺 跡

(2号製鉄炉出土 )

砂鉄製錬滓

×100

外観写真 1/2

¢〕 2B-824

緑 山 遺 跡

(2号製鉄炉出土 )

砂鉄製錬滓

×100

外観写真 1/2

92)2X-847

緑 山 追 跡

(2号製鉄炉出土 )

砂鉄粒子

×100

Photo.5 鉄滓および砂鉄粒子の顕微鏡組織
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90 2X-840A

緑 山 遺 跡

(Al号墳出土 )

砂鉄製錬滓

(ガラス質鉄滓 )

×100

外観写真 1/2.6

20 2X-840B

緑 山 遺 跡

(Al号墳出土 )

砂鉄製錬淳

(ガラス質鉄滓 )

×100

外観写真 1/26

(29 2X-8402

緑 山 遺 跡

(Al号墳出土 )

砂鉄製錬滓

(ガ ラス質鉄滓 )

×100

外観写真 1/26
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2X-849

加茂川砂鉄

×100

P-839

加茂川砂鉄

×100

Photo.6 鉄滓および砂鉄粒子の顕微鏡組織
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2X-8401

緑 山 違 跡
(Al号墳出土 )

小鉄塊
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a:酸化鉄部分×100 b:非金属介在物×400
ci炭化物 (セメンタイト)× 400 d.e:結 品粒×100
fiCMAに よる定量分析を行なった非金属介在物二次
電子像Table 5の No.2と 対応×2000

9.h:ビ ッカースth面硬度の圧痕写真×200

Photo.7 Al号 墳出土小鉄塊 (2X-8401)の 顕微鏡組織および非金属介在物の二次電子像とビッカース断面硬度圧痕
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分
析
結
果

O xideの ヒス トグラム

Photo,8 綾部緑山 1号製鉄炉出土合鉄鉄滓 (P-832)中 非金属介在物の特性 X線像とエネルギー分散結果
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二
次
電
子
像

綾吉L緑山 1号製鉄炉出土小鉄1/t

(P-836)の 非金属介在物の走査 X線像

同一視野からのスペクトル

綾部緑山 1号製鉄炉出土小鉄塊

×750

分析結果         Oxideの ヒストグラム

(P-836)の 非金属介在物のエネルギー分析結果

Photo.9 綾部緑山 1号製鉄炉出土小鉄塊 (P-836) の非金属介在物走査 X線像及びエネルギー分散分析結果
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