
Ⅳ-a 157・158は外方へ開く口縁部片で内外面に丁寧な磨きを施す黒色磨研土器。

Ⅳ-b 159 は内外面に斜・横走条痕を施すほぼ完形の深鉢である。内外面に煤が付着する。口径 21.6ｃ

ｍ，器高 18.5ｃｍ，底径 8.2ｃｍを測る。160 は内外面に磨きを施す口縁部片。161～168 は直線的な立ち

上がりをもつ口縁部片。162は内外面に斜走または横走条痕を施す。169～172は口縁部～胴部屈曲部。169

は内外面に横走条痕を施す。173～177は胴部片。178～186は底部片である。179・182は外面に横走条痕を

施す。179～184・186は平底を呈する。 

Ⅴ 187は刻目突帯を一条巡らす胴部片。188は如意型口縁部。外面の一部に丹塗りの痕跡が認められる。

189は外面にハケ目を施す胴部片。190は厚い器壁をもつ底部片。
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外面 内面 内面 外面

１ Ⅰ－a 深鉢 縦・横位沈線/ナデ/穿孔 ナデ/穿孔 灰褐色 赤灰色 やや良好 やや精緻　滑石・黒色粒子・長石・石英

2 Ⅰ－a 深鉢 横位沈線/ナデ/指オサエ ナデ 灰褐色 明赤褐色 やや良好 やや精緻　滑石・長石・赤色粒子

3 Ⅰ－a 深鉢 横位沈線/ナデ ナデ 橙色 にぶい赤褐色 やや不良 やや精緻　滑石・石英・長石・雲母

4 Ⅰ－a 深鉢 横位沈線/ナデ/指オサエ ナデ 灰褐色 明赤褐色 やや良好 やや精緻　滑石・長石・赤色粒子

5 Ⅰ－a 深鉢 横位沈線/ナデ 条痕ナデ消し 赤褐色 極明赤褐色 やや良好 やや精緻　滑石・長石

6 Ⅰ－a 深鉢 ナデ/条痕ナデ消し/横位沈線 条痕ナデ消し 明赤褐色 赤褐色 やや良好 やや粗雑　滑石

7 Ⅰ－a 深鉢 ナデ/横位沈線 条痕ナデ消し/風化による劣化 にぶい赤褐色 赤褐色 やや不良 やや粗雑　滑石・小礫

8 Ⅰ－a 深鉢 ナデ/横位沈線 ナデ 赤灰色 にぶい赤褐色 やや良好 やや精緻　滑石・石英・長石・黒色粒子

9 Ⅰ－a 深鉢 ナデ/横位沈線 ナデ にぶい赤褐色 明赤褐色 やや良好 やや粗雑　滑石

10 Ⅰ－a 深鉢 ナデ/縦・斜位沈線 指圧痕/ナデ 暗赤褐色 にぶい赤褐色 やや良好 やや粗雑　滑石

11 Ⅰ－a 深鉢 ナデ/条痕ナデ消し/縦・横・斜位沈線 条痕ナデ消し にぶい赤褐色 明赤褐色 やや良好 やや粗雑　滑石

12 Ⅰ－a 深鉢 ナデ ナデ 灰褐色 褐色 良好 精緻    　滑石・長石・石英

13 Ⅰ－a 深鉢 ナデ ナデ にぶい黄褐色 明赤褐色 やや良好 やや精緻　滑石・長石

14 Ⅰ－a 深鉢 ナデ/横・斜走条痕/穿孔/条痕ナデ消し 横・斜走条痕/穿孔/ナデ にぶい赤褐色 暗赤褐色 やや良好 やや粗雑　滑石

石滑　雑粗やや好良色褐灰色褐黄灰孔穿/痕条孔穿/痕条鉢深a－Ⅰ51

子粒色赤・英石・石長・石滑　緻精やや好良やや色褐色褐灰孔穿/デナ孔穿/デナ鉢深a－Ⅰ61

子粒色赤・石滑　緻精やや好良やや色褐赤いぶに色橙デナデナ/線凹位斜鉢深a－Ⅰ71

石長・石滑　緻精やや好良やや色褐赤明色褐赤明デナデナ/線凹位斜鉢深a－Ⅰ81

子粒色赤・石滑　緻精やや好良やや色褐赤いぶに色褐赤デナデナ/線凹位横鉢深a－Ⅰ91

石長・石滑　緻精やや好良やや色褐赤色橙デナデナ/線凹位横鉢深a－Ⅰ02

石長・石滑　緻精やや好良やや色褐赤いぶに色赤灰デナデナ/線凹位横鉢深a－Ⅰ12

子粒色赤・石滑　緻精やや好良やや色褐赤明色褐赤いぶにデナデナ/線凹位斜鉢深a－Ⅰ22

英石・石滑　緻精やや好良やや色褐赤明色褐灰デナデナ/線凹位横鉢深a－Ⅰ32

子粒色赤・石長・石滑　緻精やや好良やや色褐赤明色褐赤いぶにデナデナ/線凹位横鉢深a－Ⅰ42

石滑　緻精やや好良やや色褐赤暗極色橙デナデナ鉢深a－Ⅰ52

子粒色黒・石長・英石・石滑　緻精やや好良やや色褐赤いぶに色灰褐デナデナ鉢深a－Ⅰ62

石長・石滑　緻精やや好良やや色褐黒色褐赤明デナデナ鉢深a－Ⅰ72

母雲・石長・英石・石滑　緻精やや好良やや色褐赤いぶに色赤灰デナデナ鉢深a－Ⅰ82

英石・石長・石滑　雑粗やや好良やや色褐赤いぶに色褐赤いぶにデナ/痕圧指デナ/痕圧指鉢深a－Ⅰ92

石長・石滑　緻精やや好良やや色赤色灰赤暗デナデナ鉢深a－Ⅰ03

石滑　雑粗やや好良やや色褐赤いぶに色褐赤明デナデナ鉢深a－Ⅰ13

32 Ⅰ－a 深鉢 ナデ/風化による劣化 指圧痕/ナデ/風化による劣化 灰褐色 にぶい赤褐色 やや不良 粗雑    　滑石・赤色粒子

子粒色赤・石滑    　雑粗良不やや色褐赤いぶに色褐灰－化劣るよに化風/デナ鉢深a－Ⅰ33

石長・石滑　緻精やや好良やや色褐赤暗色褐赤明し消デナ痕条デナ/線沈位横鉢深b－Ⅰ43

石閃角・母雲・石長・石滑　雑粗やや好良やや色褐赤明色褐赤明デナデナ/線沈位横鉢深b－Ⅰ53

母雲・石長・石滑　緻精やや好良やや色褐赤明色赤デナデナ/線沈位横鉢深b－Ⅰ63

子粒色黒・英石・石長・石滑　緻精やや良不やや色褐灰色橙デナデナ/線沈位横鉢深b－Ⅰ73

母雲・英石・石長・石滑　雑粗やや好良やや色灰赤暗色褐赤いぶにデナデナ/線沈位横鉢深b－Ⅰ83

39 Ⅰ－b 深鉢 ナデ/横・縦位沈線/風化による劣化 横走条痕/ナデ 明赤褐色 黒褐色 やや不良 やや精緻　滑石・長石・黒曜石・小礫

石滑　雑粗やや良不やや色褐赤暗色灰赤暗デナデナ/線沈位横鉢深b－Ⅰ04

母雲・石長・石滑　雑粗やや良不やや色褐赤いぶに色赤デナデナ/線沈位横鉢深b－Ⅰ14

石長・石滑　緻精やや良不やや色褐赤いぶに色褐灰デナデナ/線沈位横鉢深b－Ⅰ24

石滑　雑粗やや好良やや色褐赤明色褐赤いぶにデナデナ/線沈位横鉢深b－Ⅰ34

石滑　雑粗やや好良やや色褐赤いぶに色橙いぶにデナナデ/斜位沈線鉢深b－Ⅰ44

石滑　雑粗やや好良やや色褐赤いぶに色褐赤明デナデナ鉢深b－Ⅰ54

石長・石滑　緻精やや好良やや色褐色褐黒デナデナ鉢深b－Ⅰ64

子粒色黒・石長・石滑　緻精やや好良やや色黒赤色橙黄いぶにデナデナ鉢深b－Ⅰ74

石長・石滑　緻精やや好良やや色褐赤色褐赤明デナデナ鉢深b－Ⅰ84

石長・石滑　緻精やや好良やや色褐赤明色褐赤いぶにし消デナ痕条デナ/線沈位横鉢深b－Ⅰ94

石長・石滑　緻精やや好良やや色褐赤暗色褐赤暗し消デナ痕条デナ/線沈位横鉢深b－Ⅰ05

子粒色赤・石滑　雑粗やや良不やや色褐赤いぶに色褐赤暗デナし消デナ痕条鉢深b－Ⅰ15

母雲・石長・石滑　緻精やや良不やや色褐赤暗極色赤暗デナデナ鉢深b－Ⅰ25

母雲・石長・石滑　緻精やや良不やや色褐赤いぶに色褐赤デナデナ鉢深b－Ⅰ35

母雲・石長・石滑　緻精やや好良やや色褐赤暗色褐デナナデ/横位沈線鉢深b－Ⅰ45

石長・石滑　緻精やや良不やや色褐赤明色褐赤明デナデナ鉢深b－Ⅰ55

56 Ⅰ－b 深鉢 ナデ/条痕ナデ消し ナデ/条痕ナデ消し 橙色 明赤褐色 やや良好 やや粗雑　滑石・赤色粒子

石滑　緻精やや良不やや色橙色褐赤明デナデナ鉢深b－Ⅰ75

　石長・石滑　緻精やや好良やや色褐赤明色橙デナデナ鉢深b－Ⅰ85

石滑　緻精やや好良やや色褐赤明色橙－デナ鉢深b－Ⅰ95

子粒色赤・石滑　雑粗やや良不やや色褐赤明色橙デナデナ鉢深b－Ⅰ06

子粒色赤・石長・石滑　緻精やや好良やや色褐赤いぶに色橙黄いぶにデナし消デナ痕条/デナ鉢深b－Ⅰ16

石閃角・英石・母雲・石滑　雑粗やや好良やや色褐赤色橙黄いぶにデナデナ鉢深b－Ⅰ26

子粒色黒・石長・石滑　緻精やや好良やや色褐赤明色灰褐デナデナ鉢深b－Ⅰ36

64 Ⅰ－b 深鉢 ナデ/条痕ナデ消し/指圧痕 指圧痕/ナデ 赤褐色 にぶい赤褐色 良好 やや粗雑　滑石・長石・雲母・小礫

胎土図版番号 型式 器種
調色整調

焼成
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外面 内面 内面 外面

129 Ⅱ－e 深鉢 ナデ ナデ にぶい黄橙色 にぶい黄橙色 やや良好 やや粗雑　

130 Ⅲ－a 深鉢 ナデ╱条痕ナデ消し╱風化による劣化 条痕ナデ消し にぶい褐色 にぶい褐色 やや不良 やや粗雑　角閃石・雲母・小礫

131 Ⅲ－a 深鉢 ナデ ナデ にぶい褐色 褐灰色 良好 やや粗雑　角閃石　

132 Ⅲ－a 深鉢 条痕ナデ消し 条痕ナデ消し にぶい橙色 黒褐色 良好 やや粗雑　角閃石

133 Ⅲ－a 深鉢 ナデ╱条痕ナデ消し 条痕ナデ消し 黒色 にぶい黄褐色 やや良好 やや粗雑　角閃石・雲母・長石・石英・赤色粒子

134 Ⅲ－a 深鉢 横走条痕╱ナデ 横走条痕╱ナデ にぶい黄橙色 橙色 良好 やや精緻　角閃石・長石・石英・雲母・赤色粒子

135 Ⅲ－a 深鉢 ナデ╱条痕ナデ消し ナデ╱条痕 にぶい橙色 にぶい黄橙色 やや良好 やや精緻　角閃石・長石・雲母・赤色粒子

136 Ⅲ－a 深鉢 ナデ ナデ にぶい黄褐色 暗褐色 やや良好 やや粗雑　角閃石・雲母・長石・白色粒子・赤色粒子・黒色粒子

137 Ⅲ－a 深鉢 ナデ/条痕ナデ消し 条痕ナデ消し にぶい褐色 黒褐色 やや良好 やや粗雑　角閃石・長石・雲母・赤色粒子

138 Ⅲ－a 深鉢 ナデ╱条痕ナデ消し 条痕ナデ消し にぶい褐色 にぶい褐色 やや良好 やや粗雑　角閃石・雲母・長石・赤色粒子

139 Ⅲ－a 深鉢 ナデ ナデ にぶい橙色 黒褐色 やや良好 やや粗雑　角閃石・石英・赤色粒子・長石

140 Ⅲ－a 深鉢 条痕ナデ消し 条痕ナデ消し にぶい橙色 黒褐色 やや良好 やや粗雑　角閃石・雲母・長石・石英・赤色粒子

141 Ⅲ－a 深鉢 ナデ ナデ 灰黄褐色 黒褐色 やや良好 やや粗雑　角閃石

142 Ⅲ－a 深鉢 ナデ╱条痕ナデ消し 条痕ナデ消し にぶい褐色 橙色 やや良好 やや粗雑　角閃石・雲母・長石・石英・赤色粒子・黒色粒子

143 Ⅲ－a 深鉢 ナデ ナデ にぶい黄橙色 褐色 やや良好 やや粗雑　角閃石・長石・雲母

144 Ⅲ－a 鉢 ナデ╱横位沈線 ナデ にぶい黄褐色 にぶい黄褐色 やや不良 やや粗雑　角閃石

145 Ⅲ－a 深鉢 ナデ╱横位沈線 ナデ 灰白色 灰黄褐色 やや良好 やや精緻　角閃石・長石・雲母

146 Ⅲ－a 深鉢 ナデ╱横位沈線 ナデ 暗赤褐色 明赤褐色 やや良好 やや精緻　角閃石・長石・滑石

147 Ⅲ－a 鉢 ナデ ナデ 灰黄褐色 にぶい黄褐色 やや良好 やや粗雑　角閃石・長石・白色粒子

148 Ⅲ－b 深鉢 ナデ ナデ 褐灰色 にぶい黄橙色 やや良好 やや粗雑　雲母・長石

149 Ⅲ－b 深鉢 ナデ ナデ 黒褐色 にぶい黄橙色 やや不良 やや粗雑　長石・石英・雲母・小礫

150 Ⅲ－b 深鉢 ナデ╱条痕ナデ消し╱風化による劣化 斜・横走条痕╱ナデ にぶい黄褐色 にぶい黄橙色 やや不良 やや粗雑　長石・石英・雲母・小礫

151 Ⅲ－b 深鉢 条痕ナデ消し 条痕ナデ消し 灰褐色 灰褐色 やや不良 やや粗雑　雲母・長石

152 Ⅲ－b 深鉢 ナデ ナデ 灰白色 浅黄色 やや良好 やや精緻　長石・赤色粒子　　

153 Ⅲ－b 深鉢 条痕ナデ消し 条痕ナデ消し 灰白色 にぶい黄橙色 やや良好 やや精緻　長石・雲母

154 Ⅲ－b 深鉢 ナデ ナデ にぶい黄橙色 灰褐色 やや良好 やや精緻　長石・石英・雲母

155 Ⅲ－c 深鉢 条痕ナデ消し 条痕ナデ消し にぶい黄褐色 にぶい黄橙色 やや良好 やや粗雑　雲母・長石

156 Ⅲ－c 深鉢 ナデ╱風化による劣化 ナデ╱風化による劣化 にぶい褐色 明褐灰色 やや不良 やや粗雑　長石

157 Ⅳ－a 浅鉢 磨き 磨き 黒褐色 褐灰色 良好 やや精緻

158 Ⅳ－a 浅鉢 磨き 磨き 暗オリーブ褐色 黄灰色 良好 やや精緻

159 Ⅳ－ｂ 深鉢 ナデ╱横・斜走条痕/条痕ナデ消し 横・斜走条痕╱ナデ 暗赤褐色 黒褐色 やや良好 やや精緻　長石・雲母・小礫

　緻精やや好良やや色褐黒色褐黒き磨き磨鉢深ｂ－Ⅳ061

　雑粗やや好良色橙色橙黄いぶにし消デナ痕条し消デナ痕条鉢深ｂ－Ⅳ161

162 Ⅳ－ｂ 深鉢 ナデ╱斜走条痕╱指圧痕╱ナデ消し 横走条痕╱指圧痕╱ナデ消し 橙色 明赤褐色 やや不良 やや粗雑　長石・石英・雲母・赤色粒子・小礫

　雑粗やや好良色橙色橙し消デナ痕条し消デナ痕条鉢深ｂ－Ⅳ361

　雑粗やや好良やや色橙いぶに色褐いぶにデナデナ鉢深ｂ－Ⅳ461

子粒色黒・石長　緻精やや好良やや色橙色褐黄灰デナデナ鉢深ｂ－Ⅳ561

子粒色黒・石長　緻精やや好良やや色橙色灰褐デナデナ鉢深ｂ－Ⅳ661

子粒色黒・石閃角・石長　緻精やや良不やや色黒色黒し消デナ痕条し消デナ痕条鉢深ｂ－Ⅳ761

　雑粗やや好良色褐赤いぶに色橙いぶにデナデナ鉢深ｂ－Ⅳ861

169 Ⅳ－ｂ 深鉢 ナデ/横走条痕/条痕ナデ消し/風化による劣化 横走条痕/条痕ナデ消し/風化による劣化 にぶい黄褐色 褐色 やや不良 やや粗雑　長石・雲母・小礫

石長　雑粗やや好良やや色褐黄いぶに色褐黄灰痕条走横し消デナ痕条鉢深ｂ－Ⅳ071

子粒色赤　雑粗やや好良やや色橙色褐黄灰し消デナ痕条し消デナ痕条鉢深ｂ－Ⅳ171

子粒色赤・石長・母雲　緻精やや好良やや色褐黄灰色橙黄いぶにし消デナ痕条╱デナし消デナ痕条鉢深ｂ－Ⅳ271

礫小・母雲・英石・石長　雑粗やや良不やや色褐赤明色褐灰し消デナ痕条し消デナ痕条鉢深ｂ－Ⅳ371

子粒色赤・石長　雑粗やや良不やや色橙いぶに色黄灰暗し消デナ痕条し消デナ痕条鉢深ｂ－Ⅳ471

子粒色赤・石長　雑粗やや好良やや色黄いぶに色黄灰デナし消デナ痕条鉢深ｂ－Ⅳ571

母雲・子粒色赤　緻精やや好良やや色褐赤いぶに色白灰し消デナ痕条し消デナ痕条鉢深ｂ－Ⅳ671

　雑粗やや好良色橙いぶに色褐いぶにし消デナ痕条し消デナ痕条鉢深ｂ－Ⅳ771

　雑粗やや好良やや色橙黄浅色白灰デナデナ鉢深ｂ－Ⅳ871

179 Ⅳ－ｂ 深鉢 横走条痕/条痕ナデ消し 条痕ナデ消し╱指圧痕 橙色 明赤褐色 やや良好 やや粗雑　石英・雲母・赤色粒子・小礫

　雑粗やや好良色橙黄いぶに色灰褐デナデナ鉢深ｂ－Ⅳ081

石長・子粒色黒  　  緻精好良色褐赤暗色褐いぶにケハデナ鉢深ｂ－Ⅳ181

182 Ⅳ－ｂ 深鉢 横走条痕╱指圧痕╱ナデ 条痕ナデ消し╱ナデ 黒褐色 明赤褐色 やや不良 やや粗雑　長石・石英・赤色粒子・小礫

　雑粗やや好良やや色橙いぶに色橙黄いぶにデナデナ/し消デナ痕条鉢深ｂ－Ⅳ381

子粒色赤　雑粗やや好良やや色橙色橙黄いぶにデナし消デナ痕条╱デナ鉢浅ｂ－Ⅳ481

子粒色黒・母雲　雑粗やや好良やや色白灰色橙黄浅デナデナ鉢浅ｂ－Ⅳ581

186 Ⅳ－ｂ 浅鉢 条痕ナデ消し╱指圧痕╱ナデ 条痕ナデ消し 浅黄橙色 橙色 やや良好 やや粗雑　雲母・赤色粒子・小礫

好良やや色褐黄いぶに色橙黄いぶにデナデナ甕Ⅴ781 やや粗雑　石英・長石・角閃石・雲母・黒色粒子・赤色粒子

188 Ⅴ 壺 ナデ ナデ にぶい黄橙色 にぶい黄橙色 やや良好 やや粗雑　長石・雲母

189 Ⅴ 甕 ハケ ナデ にぶい黄橙色 黒色 やや良好 やや粗雑　雲母　　

190 Ⅴ 浅鉢 ナデ ナデ にぶい黄橙色 にぶい黄橙色 やや不良 やや粗雑

191 不明 鉢 ナデ ナデ 灰黄褐色 橙色 やや良好 やや粗雑　

192 不明 鉢 ナデ ナデ にぶい橙色 にぶい赤褐色 やや良好 やや粗雑　長石・赤色粒子・黒色粒子

図版番号 型式 器種
調整 色調

焼成 胎土

 
第 11表 ⑥区縄文時代遺物包含層（Ⅳｂ層）出土土器観察表（3） 
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第41図 ⑥区縄文時代遺物包含層（Ⅳｂ層）出土石器（1）（S＝2/3，17～24は S＝1/2） 
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第42図 ⑥区縄文時代遺物包含層（Ⅳｂ層）出土石器（2）（S＝1/2） 
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第43図 ⑥区縄文時代遺物包含層（Ⅳｂ層）出土石器（3）（S＝1/2） 
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第44図 ⑥区縄文時代遺物包含層（Ⅳｂ層）出土石器（4）（S＝1/2） 
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第45図 ⑥区縄文時代遺物包含層（Ⅳｂ層）出土石器（5）（S＝1/2，68・69は S＝1/3） 
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第46図 ⑥区縄文時代遺物包含層（Ⅳｂ層）出土石器（6）（S＝1/2，70～73は S＝1/3） 

７０

７２

７３

７５

７７

７９

８０

７６

７８

７４

７１

− 55 −



 不明 191は口縁部片。192は平底を呈する底部片。 

・石器（第19・41～47図，第6・12表，図版6） 

石器は剥片・チップを含めると，1,205点が出土している。確認された器種は，石鏃，剥片鏃，石匙，ス 

クレーパー，磨製石斧，打製石斧，石核，尖頭器，石槍，砥石などが出土している。約 76％を剥片・チッ

プが占め，一部の石核片または剥片の接合が可能なことから，当包含地が石器製作の場として利用された

可能性が高い。 

 1～16 は石鏃・剥片鏃。石鏃は製品 14 点，未製品 1 点，合計 15 点を確認した。石材は全体の約 93％が

黒曜石製で，残りは安山岩。剥片鏃は製品 1 点を確認し，黒曜石製である。石鏃・剥片鏃は，器種判明石

器の約10%を占める。石鏃・剥片鏃の分類は基部における抉入の深浅と尖端角度等の形態をもとに分類した。

1・2は A類 1型。平基無茎鏃で両側縁はやや内彎する。3・4は B類 1a 型。両側縁が内彎する。脚部の抉

りは深く丸い。5は B類 1b 型。両側縁は内彎する。抉りは浅く,脚部の先端は尖る。 6～11は B類 2a 型。

両側縁は直線的に交わる。抉りは深く丸い。12・13はB類2b型。両側縁は直線的に交わる。抉りはやや浅

い。14～16はC類2型。正三角形に近く抉りは浅い。 

 17～20 は石匙。本報告では形状に係わらず，抉りを入れて摘み状の部分を作り出している石器を，石匙

として扱った。製品4点を確認した。石材は黒曜石・安山岩ともに50％である。17は縦型で片方の側縁が

直線状で，もう片方の側縁が彎曲している。18は横型で摘み部が大きい。19～20は縦型で片方の側縁が直

線状で，もう片方の側縁が屈曲する。 

21～67はスクレーパー。製品64点を確認した。器種判明石器の約41％を占める。石材は全体の約52％ 

第 47図 ⑥区縄文時代遺物包含層（Ⅳｂ層）出土石器（7）（S＝1/2，85は S＝1/3） 
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最大長 最大幅 最大厚 最大長 最大幅 最大厚

1 石鏃 黒曜石 27.5 18.0 5.0 2.23 44 スクレーパー 安山岩 52.9 61.2 17.7 53.16

2 石鏃 安山岩 28.0 17.0 9.0 2.36 45 スクレーパー 安山岩 56.1 60.5 12.0 44.30

3 石鏃 黒曜石 46.0 24.0 6.5 5.13 46 スクレーパー 安山岩 57.5 82.1 36.1 161.50

4 石鏃 黒曜石 20.6 14.0 3.0 0.90 47 スクレーパー 安山岩 48.9 69.5 25.5 59.69

5 石鏃 黒曜石 29.5 16.0 3.5 1.48 48 スクレーパー 安山岩 65.0 77.0 30.1 147.40

6 石鏃 黒曜石 30.1 15.0 5.0 1.43 49 スクレーパー 黒曜石 45.0 28.6 4.0 5.24

7 石鏃 黒曜石 23.5 13.0 4.0 1.26 50 スクレーパー 黒曜石 42.3 40.9 8.3 12.65

8 石鏃 黒曜石 18.2 18.2 3.5 0.94 51 スクレーパー 黒曜石 41.0 35.3 7.0 10.18

9 石鏃 黒曜石 19.0 12.5 3.0 0.49 52 スクレーパー 黒曜石 32.8 28.3 4.0 3.37

10 石鏃 黒曜石 15.0 12.0 2.5 0.35 53 スクレーパー 安山岩 114.5 56.0 22.7 132.45

11 石鏃 黒曜石 20.0 14.5 3.0 0.81 54 スクレーパー 安山岩 42.4 56.0 12.0 18.10

12 石鏃 黒曜石 27.5 17.0 3.5 0.94 55 スクレーパー 黒曜石 66.2 39.8 7.7 22.12

13 石鏃 黒曜石 27.5 16.0 3.5 1.40 56 スクレーパー 安山岩 54.1 57.0 12.2 29.17

14 石鏃 黒曜石 37.0 33.0 7.0 7.18 57 スクレーパー 安山岩 32.5 58.0 7.3 11.89

15 石鏃 黒曜石 17.5 20.0 2.5 0.74 58 スクレーパー 安山岩 94.3 96.0 23.0 193.20

16 剥片鏃 黒曜石 23.5 18.0 5.5 1.36 59 スクレーパー 安山岩 39.5 43.4 8.3 11.25

17 石匙 黒曜石 39.0 38.6 7.2 8.90 60 スクレーパー 安山岩 41.2 34.5 9.50 12.07

18 石匙 黒曜石 31.6 45.0 8.3 8.27 61 スクレーパー 黒曜石 35.4 59.3 10.1 19.14

19 石匙 安山岩 44.5 22.8 5.8 5.82 62 スクレーパー 安山岩 39.1 76.8 15.2 31.71

20 石匙 安山岩 54.1 36.5 4.9 9.96 63 スクレーパー 安山岩 67.5 41.8 12.8 26.37

21 スクレーパー 黒曜石 34.4 41.0 12.5 14.36 64 スクレーパー 安山岩 90.5 85.4 21.0 166.68

22 スクレーパー 黒曜石 25.8 5.3 32.9 3.71 65 スクレーパー 黒曜石 22.4 34.5 7.5 4.17

23 スクレーパー 黒曜石 35.6 35.3 17.1 21.24 66 スクレーパー 安山岩 24.3 33.1 9.4 6.92

24 スクレーパー 安山岩 72.2 74.5 17.0 106.48 67 スクレーパー 安山岩 35.7 31.2 7.8 7.12

25 スクレーパー 安山岩 57.0 89.9 30.5 142.26 68 磨製石斧 安山岩 106.0 40.0 20.0 125.00

26 スクレーパー 安山岩 48.5 23.1 8.3 8.62 69 磨製石斧 推積岩 90.0 22.0 16.0 47.85

27 スクレーパー 安山岩 70.5 34.8 11.1 30.81 70 磨製石斧 蛇紋岩 115.5 72.5 36.0 327.48

28 スクレーパー 安山岩 32.5 59.1 9.2 16.40 71 打製石斧 安山岩 140.4 73.2 22.5 254.59

29 スクレーパー 黒曜石 20.8 44.0 10.5 7.23 72 打製石斧 安山岩 75.5 50.2 15.5 79.79

30 スクレーパー 安山岩 52.6 36.2 18.0 36.96 73 打製石斧 安山岩 83.0 44.0 14.0 65.00

31 スクレーパー 安山岩 49.9 50.5 14.6 42.21 74 石核 黒曜石 26.5 36.5 27.5 23.98

32 スクレーパー 黒曜石 50.6 56.0 14.4 35.02 75 石核 黒曜石 36.4 68.9 31.0 71.95

33 スクレーパー 安山岩 91.2 121.2 39.2 376.82 76 尖頭器 黒曜石 48.5 21.0 11.0 8.90

34 スクレーパー 安山岩 49.2 77.6 13.0 36.80 77 尖頭器 黒曜石 25.3 85.6 22.0 42.44

35 スクレーパー 黒曜石 19.4 27.8 8.20 4.07 78 尖頭器 黒曜石 52.5 21.1 8.0 8.89

36 スクレーパー 安山岩 86.8 63.6 26.0 115.21 79 尖頭器 黒曜石 27.0 71.0 22.0 32.27

37 スクレーパー 安山岩 100.6 62.7 21.0 137.25 80 尖頭器 黒曜石 42.9 12.8 6.0 2.70

38 スクレーパー 安山岩 78.5 82.5 22.5 156.60 81 尖頭器 黒曜石 67.1 24.6 15.0 15.40

39 スクレーパー 安山岩 101.1 48.5 13.9 81.01 82 尖頭器 黒曜石 54.5 23.2 10.0 12.56

40 スクレーパー 黒曜石 30.6 46.3 10.8 11.29 83 石槍 安山岩 57.8 19.0 10.2 10.19

41 スクレーパー 黒曜石 27.2 42.9 7.3 7.94 84 石槍 安山岩 39.4 17.0 8.0 5.56

42 スクレーパー 黒曜石 34.8 31.9 10.4 11.92 85 砥石 砂岩 183.2 113.1 80.5 1209.41

43 スクレーパー 安山岩 41.3 43.6 14.0 25.28 86 その他 黒曜石 62.0 31.2 17.5 32.20

器種 石種
法量(mm)　

重さ（ｇ）器種 石種
法量(mm)　

重さ（ｇ）図版番号 図版番号

第 12表 ⑥区縄文時代遺物包含層（Ⅳｂ層）出土石器観察表 

が黒曜石で，残りは安山岩。本報告では47点を掲載する。21・22は複数縁辺に曲線の刃部をもつ。23～35

は一縁辺に直線または曲線の刃部をもつ。36・37は両側縁部に直線または曲線の刃部をもつ。38～45は一

側縁部に直線または曲線の刃部をもつ。46～48 は石核の可能性がある。49～55 は使用痕をもつ。56～65

は剥片または二次加工剥片の可能性がある。66は両端に潰れ状の剥離が確認される。67は石錐の可能性が

ある。 

68～70は磨製石斧。製品3点を確認した。石材は安山岩・堆積岩・蛇紋岩が各１点。71～73は打製石斧。

製品3点を確認した。石材は全て安山岩。72は局部磨製石斧の可能性がある。

74・75は石核。石材は全て黒曜石。74は打面転移が確認される。 

76～82は尖頭器。製品7点を確認した。石材は全て黒曜石。76・82はスクレーパーの可能性がある。77・

79は石核の可能性がある。78は鈴桶型石刃を素材とする彫器Ⅴ類の可能性がある。80は両側縁に二次加工

を施し，石錐の可能性がある。81は鈴桶型石刃の可能性がある。 
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今福遺跡調査風景① 

 83・84は石槍。石槍は製品２点を確認した。石材は全て安山岩である。  

 85は砥石。石材は砂岩である。 

 86はその他の石器。頭部調整，両側縁に二次加工を施し，スクレーパーの可能性がある。 
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（4）その他（第 9・12・16・17図） 

その他⑥区Ⅳ層は当地区東側に位置し，グリット・層単位で遺物取り上げを行った。Ⅳａ層はＢ-2-15

区，Ｂ-3-6・7・11・12・16 区で検出した。当包含層はⅣｂ層の上層に展開し，南から北へやや傾斜する。

出土遺物は縄文土器・石器，弥生土器がそれぞれ約 400 点出土し，坂の下式系土器，板付式系土器などが

確認できた。あわせて土師器片や須恵器片が数十点出土した。Ⅳｄ層はＢ-2-15区，Ｂ-3-11区で検出され，

Ⅳｂ層南西部に位置する。当包含層はⅣｂ層にくらべ砂質が強く，調査の結果Ⅳｂ層を切っていることが

確認できた。出土遺物は縄文時代後・晩期の土器・石器と共に弥生土器片が出土した。Ⅳａ・Ⅳｄ層は，

いずれもⅣｂ層に伴う遺物が含まれていると思われる。Ⅳァ・Ⅳゥ層はＢ-3-12区で検出され，北東部に位

置する。炭化物を少量含む方を前者，炭化物を多く含み粘性が強い方を後者とした。前者は黒曜石製石器

や土師器片が出土した。後者は縄文時代晩期の刻目突帯文土器や石器，弥生土器片，土師器片などが出土

した。それぞれ旧河道等の影響により，Ⅳｂ層との関係は確認できなかった。 

① Ⅳa層出土遺物（第 48～51図，第 13表，図版 7） 

1～7 は坂の下式系土器の深鉢片。1～3 は波状口縁を呈し，1 は外面に凹点文を施す。4 は内傾し口唇部

を平坦にする。5は胴部片。6・7は底部片。6は底部から胴部に向かいやや内彎する。8は胎土に滑石を含

む台付土器の脚部片。佐賀県伊万里市『宮ノ前北遺跡』（船井向洋 1996）に類例が確認されている。9～14

は縄文時代後期後葉の土器と思われる。9～13 は角閃石を含む硬質な深鉢の口縁部片または胴部片。14 は

器壁が薄く粗砂を含む深鉢の口縁部片。15～23は縄文時代晩期の土器と思われる。15～18は粗製深鉢。15・

16 はやや内傾する口縁部片。16 は穿孔が認められる。17 は平底の底部片。18 は器壁が厚く内彎しながら

立ち上がる底部片。19は口唇部外面に刻目を施す深鉢片。20～23は断面「く」字形をなし，口縁部に向か

い僅かに外反する精製浅鉢片。24～27は弥生時代前期の土器と思われる。24・25は口唇部に刻目を持つ如

意状口縁の甕片。26は口縁部に，27は胴部に断面「Ｍ」字状突帯を一条巡らし先端に刻目を施す甕片。28

～31は石鏃。32～34は剥片鏃。35～59はスクレーパー。60は磨製石斧。61は石錐。62は石槍。63は敲石。 

② Ⅳd層出土遺物（第 52・53図，第 14表，図版 7・8） 

1・2 は角閃石を含む硬質な深鉢の口縁部片と胴部片。3 は上げ底の底部片。いずれも縄文時代後期後葉

の土器と思われる。4～8は精製浅鉢片。4は口縁部が外開きに立ち上がる。5は断面「く」字形をなす胴部

片。6～8 は平底の底部片。9～14 は器壁がやや厚い粗製深鉢片。9～12 は直に立ち上がり，10・11 は口唇

部が肥厚する。13は平底の底部片。胎土をヘラ状のもので削り取り，ゆび圧で調整する。15～22は縄文時

代晩期後半の土器と思われる。15・16は直に立ち上がる粗製深鉢片。15は口唇部が肥厚する。17～22は浅

鉢片。17～19は口縁部が外反する。20は胴部で屈曲し，外面を肥厚させ一見突帯状を呈する。21・22は直

線的に立ち上がる。23～31はスクレーパー。 

③ Ⅳァ層出土遺物（第 54図，第 15表，図版 8） 

1は石鏃。正三角形に近く抉りは浅い。先端部及び基部を欠損する。2はスクレーパー。複数縁辺に曲線

の刃部をもつ。 

④ Ⅳゥ層出土遺物（第 54図，第 16表，図版 8） 

3・4は粗製深鉢の底部片。器壁がやや厚く内外面に条痕を施す。4は平底。5・6は刻目突帯文土器。胴

部屈曲部から口縁部にかけて断面「く」字形を呈すると思われる。5は口縁部直下と胴部屈曲部に，6は胴

部屈曲部に刻目突帯が施される。7はスクレーパー。 
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第 48 図 ⑥区Ⅳａ層出土遺物（1）（S=1/3，24～27 は S=1/4） 
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第 49 図 ⑥区Ⅳａ層出土遺物（2）（S=1/2，28～34 は S=2/3） 
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第 50 図 ⑥区Ⅳａ層出土遺物（3）（S=1/2） 
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第 51図 ⑥区Ⅳａ層出土遺物（4）（S=2/3，61・62 は S=1/2） 

外面 　内面 外面 内面
1 縄文土器 深鉢 ナデ ナデ 良好 赤褐色 灰褐色 やや粗雑　正長石・赤色粒子

2 縄文土器 深鉢 条痕ナデ消し 条痕ナデ消し 良好 赤褐色 褐色 やや精緻　長石・白雲母・滑石

3 縄文土器 深鉢 条痕ナデ消し 条痕ナデ消し 良好 明赤褐色 黒褐色 やや精緻　長石・白雲母・滑石・石英

4 縄文土器 深鉢 ナデ 条痕ナデ消し 良好 赤褐色 赤褐色 やや粗雑　角閃石・赤色粒子

5 縄文土器 深鉢 条痕ナデ消し 条痕ナデ消し 良好 明赤褐色 黒褐色 やや粗雑　長石・角閃石・白雲母・滑石

6 縄文土器 深鉢 条痕ナデ消し/指圧痕/台座痕 ナデ 良好 橙色 にぶい黄橙色 やや精緻　長石・石英・角閃石・白雲母・滑石

7 縄文土器 深鉢 磨耗が著しい ナデ 良好 明赤褐色 にぶい橙色 やや粗雑　黒色粒子・赤色粒子

8 縄文土器 台付土器 ナデ/指圧痕/指オサエ ナデ/指圧痕 良好 明赤褐色 明赤褐色 やや精緻　石英・白雲母・滑石

9 縄文土器 深鉢 条痕ナデ消し 横走条痕 良好 にぶい黄橙色 黒褐色 やや精緻　斜長石・角閃石・白雲母・赤色粒子

10 縄文土器 深鉢 ナデ/条痕ナデ消し ナデ/条痕ナデ消し 良好 暗赤灰色 にぶい褐色 やや精緻　角閃石・白雲母・赤色粒子

11 縄文土器 深鉢 ナデ/条痕ナデ消し ナデ/条痕ナデ消し 良好 橙色 にぶい黄橙色 やや精緻　石英・角閃石・白雲母・赤色粒子

12 縄文土器 深鉢 条痕 ナデ 良好 にぶい黄橙色 浅黄色 やや精緻　石英・角閃石・白雲母・黒色粒子・赤色粒子

13 縄文土器 深鉢 条痕ナデ消し ナデ 良好 褐色 暗赤灰色 やや粗雑　石英・角閃石・小礫

14 縄文土器 深鉢 条痕ナデ消し 条痕ナデ消し 良好 灰黄色 にぶい黄橙色 やや粗雑　石英・カンラン石

15 縄文土器 深鉢 条痕ナデ消し/ナデ ナデ 良好 にぶい黄橙色 褐灰色 やや精緻　石英・角閃石・白色粒子

16 縄文土器 深鉢 ナデ ナデ/条痕ナデ消し 良好 にぶい黄橙色 にぶい黄橙色 やや粗雑　石英

17 縄文土器 深鉢 ナデ/指圧痕 ナデ 良好 明赤褐色 黒褐色 やや粗雑　石英・黒色粒子・赤色粒子

18 縄文土器 深鉢 ナデ ナデ 良好 赤褐色 灰赤色 やや精緻　正長石・石英・角閃石・赤色粒子

19 縄文土器 深鉢 ナデ/条痕ナデ消し ナデ 良好 黒褐色 黒色 やや精緻　石英・カンラン石・赤色粒子

20 縄文土器 浅鉢 ナデ ナデ 良好 にぶい黄褐色 にぶい橙色 やや精緻　角閃石・白雲母

21 縄文土器 浅鉢 ナデ ナデ 良好 にぶい黄橙色 橙色 やや精緻　石英・角閃石・黒雲母 丹塗り

22 縄文土器 浅鉢 ナデ ナデ 良好 灰白色 浅黄橙色 やや精緻　石英

23 縄文土器 浅鉢 ナデ ナデ 良好 にぶい黄橙色 にぶい黄橙色 やや精緻　石英

24 弥生土器 甕 ナデ/ハケ目ナデ消し ハケ目 良好 にぶい褐色 にぶい橙色 やや精緻　正長石・石英・角閃石・黒雲母

25 弥生土器 甕 ナデ/ハケ目 ハケ目ナデ消し/ナデ 良好 にぶい黒褐色 にぶい褐色 やや精緻　石英・白雲母・黒雲母

26 弥生土器 甕 ナデ ナデ やや良好 黒色 黒色 やや精緻　石英・角閃石・白雲母

27 弥生土器 甕 ナデ ナデ やや良好 灰白色 黄灰色 やや精緻　石英・黒雲母

最大長 最大幅 最大厚
28 石鏃 黒曜石 25.5 29.0 6.5 4.05

29 石鏃 黒曜石 17.5 17.0 3.0 0.74

30 石鏃 黒曜石 23.0 25.0 4.0 1.60

31 石鏃 黒曜石 23.0 26.0 5.5 3.02

32 剥片鏃 黒曜石 19.5 19.0 3.5 1.08

33 剥片鏃 黒曜石 18.5 20.0 2.5 0.94

34 剥片鏃 黒曜石 34.5 13.5 2.5 0.70

35 スクレーパー 黒曜石 32.3 40.0 10.5 12.61

36 スクレーパー 黒曜石 35.2 25.7 9.0 8.47

37 スクレーパー 安山岩 37.5 71.0 18.8 38.39

38 スクレーパー 安山岩 38.2 53.1 9.6 17.56

39 スクレーパー 安山岩 38.5 52.0 10.8 17.41

40 スクレーパー 安山岩 48.5 44.6 11.0 23.18

41 スクレーパー 安山岩 55.8 37.2 20.0 24.07

42 スクレーパー 安山岩 37.6 58.0 15.0 32.80

43 スクレーパー 安山岩 66.5 50.1 11.8 41.27

44 スクレーパー 黒曜石 29.5 21.4 8.8 3.75

45 スクレーパー 安山岩 66.1 40.0 11.5 25.61

46 スクレーパー 安山岩 76.0 52.6 19.2 66.77

47 スクレーパー 安山岩 35.1 56.2 12.4 20.10

48 スクレーパー 黒曜石 39.0 37.0 8.0 5.67

49 スクレーパー 黒曜石 55.0 18.4 7.2 6.81

50 スクレーパー 安山岩 54.2 21.6 14.2 15.79

51 スクレーパー 安山岩 47.0 60.0 11.0 27.41

52 スクレーパー 黒曜石 32.0 45.0 4.0 8.38

53 スクレーパー 黒曜石 44.8 39.0 11.8 15.16

54 スクレーパー 黒曜石 41.3 43.2 16.9 24.82

55 スクレーパー 安山岩 85.9 56.5 21.0 90.90

56 スクレーパー 黒曜石 49.1 70.2 37.0 104.65

57 スクレーパー 黒曜石 54.3 35.6 6.7 11.35

58 スクレーパー 安山岩 58.0 41.8 11.0 19.45

59 スクレーパー 黒曜石 61.2 49.3 14.2 43.48

60 磨製石斧 蛇紋岩 57.9 44.5 27.8 79.93

61 石錐 安山岩 66.9 40.2 19.5 31.16

62 石槍 安山岩 53.8 23.9 10.5 11.43

63 敲石 砂岩 89.0 94.0 51.0 655.0

一側縁にスクレーパーエッジあり

コアスクレーパー　一縁辺にスクレーパーエッジあり

コアスクレーパー　複数縁辺にスクレーパーエッジあり

石核の可能性あり

石核の可能性あり

剥片の可能性あり

剥片の可能性あり

使用痕剥片の可能性あり

基部のみ

石核片素材

二次加工剥片の可能性あり

一側縁にスクレーパーエッジあり

一縁辺にスクレーパーエッジあり

一縁辺にスクレーパーエッジあり

両側縁にスクレーパーエッジあり

両側縁にスクレーパーエッジあり

一側縁にスクレーパーエッジあり

一側縁にスクレーパーエッジあり

一側縁にスクレーパーエッジあり

一側縁にスクレーパーエッジあり

一側縁にスクレーパーエッジあり

一側縁にスクレーパーエッジあり 鈴桶型石刃素材　使用痕あり

一側縁にスクレーパーエッジあり

一縁辺にスクレーパーエッジあり

平基無茎鏃　先端部欠損

平基無茎鏃　先端部わずかに欠損

凹基無茎鏃　脚部片方欠損

凹基無茎鏃　未製品　先端部欠損

石鏃未製品の可能性あり　先端部欠損

二次加工剥片の可能性あり

脚部片方欠損

周縁にスクレーパーエッジあり

複数縁辺にスクレーパーエッジあり

一縁辺にスクレーパーエッジあり

一縁辺にスクレーパーエッジあり

胎土 備考

番号 器種 石種
法量(mm）　

重さ（ｇ） 備考

番号 種類 器種
調整

焼成
色調

第 13 表 ⑥区Ⅳａ層出土遺物観察表 
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第 52 図 ⑥区Ⅳｄ層出土遺物（1）（S=1/3） 
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第 53図 ⑥区Ⅳｄ層出土遺物（2）（S=1/2） 

外面 　内面 外面 内面

1 縄文土器 深鉢 ナデ/条痕 ナデ/条痕ナデ消し やや良好 黒褐色 にぶい黄橙色 やや粗雑　角閃石・赤色粒子

2 縄文土器 深鉢 横走条痕 条痕ナデ消し やや良好 黒色 黄灰色 やや精緻　長石・石英・角閃石

3 縄文土器 深鉢 条痕ナデ消し/指圧痕 ナデ やや良好 明褐色 灰黄色 やや粗雑　石英・白色粒子・赤色粒子

4 縄文土器 浅鉢 条痕ナデ消し 条痕ナデ消し やや良好 にぶい橙色 にぶい褐色 やや粗雑　石英 丹塗り

5 縄文土器 浅鉢 条痕ナデ消し 条痕ナデ消し やや良好 黒色 黒色 やや粗雑　白色粒子・赤色粒子

6 縄文土器 浅鉢 ナデ/条痕ナデ消し ナデ やや良好 にぶい褐色 灰黄褐色 やや粗雑　長石・石英・角閃石

7 縄文土器 浅鉢 ナデ/条痕ナデ消し ナデ やや良好 黒褐色 黒褐色 やや粗雑　長石・石英・角閃石

8 縄文土器 浅鉢 ナデ/条痕ナデ消し 条痕ナデ消し やや良好 明赤褐色 灰白色 やや粗雑　長石・石英・角閃石・赤色粒子

9 縄文土器 深鉢 条痕ナデ消し 条痕ナデ消し やや良好 暗褐色 灰黄色 やや粗雑　長石・石英・角閃石

10 縄文土器 深鉢 条痕ナデ消し 条痕ナデ消し やや良好 黒色 黒色 やや粗雑　角閃石・白色粒子

11 縄文土器 深鉢 条痕ナデ消し 条痕ナデ消し やや良好 黒褐色 褐灰色 やや粗雑　長石・石英・角閃石

12 縄文土器 深鉢 ナデ/条痕ナデ消し ナデ/条痕ナデ消し やや不良 にぶい黄褐色 灰黄褐色 やや粗雑　長石・石英・白色粒子・小礫

13 縄文土器 深鉢 条痕ナデ消し 条痕ナデ消し やや良好 橙色 にぶい黄橙色 やや粗雑　長石・石英・黒色粒子・赤色粒子

14 縄文土器 深鉢 条痕ナデ消し － やや良好 にぶい赤褐色 明赤褐色 やや粗雑　長石・石英・黒色粒子

15 縄文土器 深鉢 条痕 条痕ナデ消し やや良好 黒色 黒褐色 やや精緻　長石・赤色粒子

16 縄文土器 深鉢 条痕ナデ消し 条痕ナデ消し やや良好 黒褐色 灰黄褐色 やや粗雑　白色粒子・黒色粒子

17 縄文土器 浅鉢 条痕ナデ消し 条痕ナデ消し やや良好 にぶい黄橙色 にぶい黄褐色 やや粗雑　角閃石・白色粒子・黒色粒子

18 縄文土器 浅鉢 条痕ナデ消し 条痕ナデ消し やや良好 灰褐色 褐灰色 やや粗雑　長石・角閃石・黒色粒子・赤色粒子

19 縄文土器 浅鉢 条痕ナデ消し 条痕ナデ消し やや良好 黒色 灰褐色 やや精緻　角閃石・白色粒子

20 縄文土器 浅鉢 条痕ナデ消し 条痕ナデ消し やや良好 黒褐色 にぶい褐色 やや粗雑　長石・黒色粒子・赤色粒子

21 縄文土器 浅鉢 条痕ナデ消し 条痕ナデ消し やや良好 黒褐色 灰褐色 やや粗雑　石英・白色粒子・黒色粒子・赤色粒子

22 縄文土器 浅鉢 ナデ/磨き ナデ/磨き やや良好 明赤褐色 明赤褐色 やや精緻　長石 丹塗り

最大長 最大幅 最大厚

23 スクレーパー 安山岩 57.9 31.5 11.3 22.82

24 スクレーパー 黒曜石 35.2 28.4 9.5 10.84

25 スクレーパー 黒曜石 37.8 38.0 5.2 5.87

26 スクレーパー 黒曜石 30.3 22.8 7.8 5.16

27 スクレーパー 黒曜石 30.0 36.0 9.0 9.88

28 スクレーパー 黒曜石 33.0 43.0 9.0 10.36

29 スクレーパー 黒曜石 24.6 35.3 7.5 6.10

30 スクレーパー 安山岩 52.5 60.5 16.8 54.41

31 スクレーパー 安山岩 57.8 71.9 18.5 71.42

胎土 備考

器種 石種
法量（㎜）　

考備）ｇ（さ重

番号 種類 器種

番号

調整
焼成

色調

一縁辺にスクレーパーエッジあり。

一縁辺にスクレーパーエッジあり。

一縁辺にスクレーパーエッジあり。

石錐の可能性あり。

両側縁にスクレーパーエッジあり。

一縁辺にスクレーパーエッジあり。使用痕あり。

一縁辺にスクレーパーエッジあり。

一縁辺にスクレーパーエッジあり。

一縁辺にスクレーパーエッジあり。

第 14表 ⑥区Ⅳｄ層出土遺物観察表
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第 54図 ⑥区Ⅳァ・Ⅳゥ層出土遺物（S=1/3，1 は S=2/3，2・7は S=1/2） 

最大長 最大幅 最大厚

1 石鏃 黒曜石 14.0 18.0 3.0 0.63

2 スクレーパー 黒曜石 26.6 37.0 10.0 8.45

先端部及び基部欠損

複数縁辺にスクレーパーエッジあり

番号 器種 石種
法量（㎜）　

考備）ｇ（さ重

第 15表 ⑥区Ⅳァ層出土遺物観察表 

外面 　内面 外面 内面

3 縄文土器 深鉢 条痕ナデ消し 条痕ナデ消し やや良好 にぶい黄橙色 灰白色 やや粗雑　白色粒子

4 縄文土器 深鉢 条痕ナデ消し 条痕ナデ消し やや良好 明赤褐色 にぶい黄褐色 やや粗雑　白色粒子・黒色粒子・赤色粒子

5 縄文土器 深鉢 条痕ナデ消し 条痕ナデ消し やや不良 にぶい黄褐色 灰褐色 やや粗雑　長石・石英・角閃石・赤色粒子

6 縄文土器 深鉢 条痕ナデ消し 条痕ナデ消し やや不良 褐灰色 灰黄褐色 やや粗雑　長石・石英・角閃石

最大長 最大幅 最大厚

7 スクレーパー 黒曜石 24.0 32.0 11.0 9.46 一縁辺にスクレーパーエッジあり

胎土 備考

番号 器種 石種
法量（㎜）　

重さ（ｇ） 備考

番号 種類 器種
調整

焼成
色調

第 16表 ⑥区Ⅳゥ層出土遺物観察表 

１
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2 旧河道跡 

（1) SR-2（第55〜60図，第17・18表，図版8・9）

B-1-10・15区，B-2-6・11区で検出した。遺存状態は南西から北東への弧を呈して，北側は別の旧河道

に切られて，南側は調査区外にかかる。本遺構の規模は残存長約12.0ｍ，最大幅約8.4ｍ，最大深度約0.4

ｍ。本遺構の深度は南側より北東側が深いことから南→北東の流れと考えられる。埋土は5層の粘質土で

一部に砂質土を含む。出土遺物は縄文土器・弥生土器・土師器・瓦質土器・貿易陶磁器・石製品・木製品

の1,603点。このうち70点を図化した。土師器は1,550点が出土し，総点数において96.7％を占める。遺

物の大半は磨滅をした破片遺物が第1〜3層から出土し，第4・5層からはほとんど出土しない。1～65は土

師器。1～48は坏。1～7は緩やかに内彎して立ち上がり，口縁部で外反するもの。1・2は見込み縁部が凹

み中央が盛り上がる。3は口縁部で細く収束し，僅かに外反する。4は体部中位からほぼ垂直に立ち上がる。

底部に板状圧痕を施す。5は口縁部に斜位ハケ目を施す。底部に板状圧痕を施す。6は見込みを平らにナデ

調整する。8～23は緩やかに内彎して立ち上がり，口縁部も内彎するもの。8～11は見込み縁部が凹み中心

が盛り上がる。底部に板状圧痕を残す。12は見込み縁部で凹む。13は体部内面には斜位ハケ目を施す。15

は見込みの中心で凹む。16は見込みを平坦に調整する。17は底部にナデ消しを施す。18は口縁部から見込

みまで断面が擂鉢状を呈す。19～23は底部にナデ消しを施す。24～27は直線状に立ち上がるもの。25は見

込み縁部と中心部が凹む。28～42は体部中位の屈曲部から外反するもの。28・32は底部の調整は右回りの

ヘラ切りで，ナデ消しと板状圧痕を施す。28は体部下半の屈曲部から細くなる。31は左回りのヘラ切りを

施す。31・32は見込み縁部と体部の境に沈線を一条巡らせる。32～34は底部に板状圧痕を残す。32は体部

外面には指頭圧痕と粒子の移動痕が確認できる。34は体部下半に指圧痕を施す。36は口縁部が細く外反す 

第 55図 SR-2・5・6・7・10・12・15配置図(S＝1/400) 
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第57図 SR-2出土遺物①(S＝1/3) 
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第58図 SR-2出土遺物②(S=1/3) 
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第59図 SR-2出土遺物③(S=1/3) 
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第60図 SR-2・7出土遺物(S=1/3，69は S=1/2) 

る。40は底部から口縁部まで厚く，口唇部で収束する。底部に板状圧痕を残す。42は体部で屈曲して外反

する。43～48は不定形のもの。43は体部下半が張り出して口縁部で外反して広がる。見込み縁部と中心が 

凹む。底部に板状圧痕を残す。44は底部にナデ消しを施す。45は体部で二段屈曲し，見込み中央が凹む。

46は底部にナデ消しを施して，板状圧痕を残す。47・48は体部で張り出して口縁部でほぼ垂直に立ち上が

る。49～65は皿。49は緩やかに立ち上がり，口縁部で外反するもの。50～58は緩やかに立ち上がり，口縁

部で内彎するもの。50は底部に指圧痕と板状圧痕を残す。口縁部に炭化物の付着を確認できる。51は体部

に指圧痕を施す。52は底部が厚手で体部は丸く立ち上がる。53は底部に指圧痕を施す。54は見込み中心が

盛り上がる。底部にナデ消しを施す。55は見込みが広く口縁部は細くなる。底部に板状圧痕を残す。59～

62は直線的に立ちあがるもの。59は底部に板状圧痕を残す。61は見込み中心で盛り上がる。底部に板状圧

痕を残す。62は体部外面に斜位ハケ目を施す。63・64は体部中位の屈曲部から外反するもの。65は器高が

低く内面に炭化物が付着する。66～68は白磁の碗。69は黒曜石製のスクレイパー。70は円形板材。表面を

円形に，断面は扁平で僅かに湾曲する。出土遺物から12世紀後半から13世紀前半の遺構と考えられる。 
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口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

1 土師器 坏 - (13.1) (10.5) 2.8 ナデ/回転糸切 ナデ やや良好 浅黄橙色 浅黄橙色

2 土師器 坏 2 (13.5) (10.2) 2.9 ナデ/回転糸切 ナデ やや良好 にぶい黄橙色 にぶい黄橙色

3 土師器 坏 3 13.8 10.5 3.0 ナデ/回転糸切 ナデ 良好 にぶい橙色 明褐灰色

4 土師器 坏 2 (14.4) (11.0) 3.0 ナデ/回転糸切 ナデ やや良好 にぶい黄橙色 にぶい黄橙色

5 土師器 坏 2 (16.0) (11.0) 2.4 ナデ/回転糸切 ナデ/ハケ目 やや不良 橙色 橙色

6 土師器 坏 3 (13.2) (10.1) 3.0 ナデ/回転糸切 ナデ 良好 にぶい黄橙色 にぶい橙色

7 土師器 坏 2 (11.8) (8.0) 2.5 ナデ ナデ やや良好 にぶい黄橙色 にぶい黄橙色

8 土師器 坏 3 (13.8) (12.0) 2.9 ナデ/回転糸切 ナデ やや良好 にぶい黄橙色 にぶい黄橙色

9 土師器 坏 - (11.8) 3.0 3.7 ナデ/回転糸切 ナデ やや良好 橙色 橙色

10 土師器 坏 3 14.2 10.1 3.1 ナデ/回転糸切 ナデ 良好 橙色 橙色

11 土師器 坏 - 13.4 9.9 2.9 ナデ/回転糸切 ナデ 良好 にぶい橙色 橙色

12 土師器 坏 - (13.0) (9.7) 2.9 ナデ/回転糸切 ナデ やや良好 にぶい黄橙色 にぶい黄橙色

13 土師器 坏 2 (13.4) (9.2) 2.9 ナデ/回転糸切 ナデ/ハケ目 やや良好 浅黄色 にぶい黄橙色

14 土師器 坏 3 (12.7) (9.4) 2.4 ナデ/回転糸切 ナデ 良好 橙色 橙色

15 土師器 坏 3 (13.0) (8.8) 3.1 ナデ/回転糸切 ナデ 良好 にぶい黄橙色 浅黄色

16 土師器 坏 - (12.9) (9.9) 3.2 ナデ/回転糸切 ナデ 良好 浅黄色 浅黄色

17 土師器 坏 - (13.0) (9.3) 3.1 ナデ/回転糸切 ナデ やや良好 橙色 橙色

18 土師器 坏 - (12.4) (8.0) 2.3 ナデ/静止糸切 ナデ やや良好 にぶい黄橙色 にぶい黄橙色

19 土師器 坏 1 (13.2) (9.8) 2.3 ナデ/回転糸切 ナデ やや良好 にぶい黄橙色 にぶい黄橙色

20 土師器 坏 2 (14.5) (11.6) 2.7 ナデ/回転糸切 ナデ 良好 にぶい橙色 橙色

21 土師器 坏 2 (10.0) (6.0) 2.9 ナデ ナデ やや不良 にぶい黄橙色 にぶい黄橙色

22 土師器 坏 3 (9.4) (7.0) 2.9 ナデ/回転糸切 ナデ やや良好 橙色 橙色

23 土師器 坏 - (13.0) (10.6) 2.8 ナデ/回転糸切 ナデ やや良好 にぶい黄橙色 にぶい黄橙色

24 土師器 坏 - (12.4) (9.8) 3.4 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

25 土師器 坏 - (13.4) (10.5) 2.8 ナデ/回転糸切 ナデ やや良好 にぶい橙色 にぶい橙色

26 土師器 坏 2 (10.4) (8.4) 2.8 ナデ/回転糸切 ナデ やや不良 にぶい橙色 橙色

27 土師器 坏 - (12.8) (9.4) 3.0 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

28 土師器 坏 2 (13.4) (12.0) 2.8 ナデ/ヘラ切り ナデ やや不良 浅黄橙色 浅黄橙色

29 土師器 坏 - (13.8) (10.6) 2.4 ナデ/回転糸切 ナデ やや良好 淡橙色 橙色

30 土師器 坏 3 12.4 9.0 3.0 ナデ/回転糸切 ナデ 良好 橙色 黄橙色

31 土師器 坏 3 (12.8) (9.6) 2.7 ナデ/ヘラ切り ナデ やや不良 明褐灰色 明褐灰色

32 土師器 坏 3 (14.0) (11.4) 2.8 ナデ/ヘラ切り ナデ やや不良 浅黄橙色 にぶい黄橙色

33 土師器 坏 2 (13.4) (11.0) 2.4 ナデ/回転糸切 ナデ やや不良 灰白色 浅黄橙色

34 土師器 坏 2 (11.2) (9.6) 2.8 ナデ/回転糸切 ナデ やや不良 灰白色 浅黄橙色

35 土師器 坏 1 (13.0) (10.0) 3.1 ナデ/回転糸切 ナデ やや良好 灰黄色 浅黄色

36 土師器 坏 2 (12.8) (10.6) 2.5 ナデ/回転糸切 ナデ やや不良 にぶい橙色 にぶい橙色

37 土師器 坏 - (12.8) (10.0) 2.5 ナデ/回転糸切 ナデ やや良好 灰白色 にぶい黄橙色

38 土師器 坏 - (10.3) (8.0) 2.8 ナデ ナデ やや良好 灰黄色 にぶい黄橙色

39 土師器 坏 2 (11.4) (8.8) 2.3 ナデ ナデ やや不良 灰白色 灰白色

40 土師器 坏 2 (10.1) (7.4) 2.7 ナデ/回転糸切 ナデ/ハケ目 やや良好 にぶい黄色 浅黄色

41 土師器 坏 2 (10.1) (7.4) 2.9 ナデ/回転糸切 ナデ やや良好 にぶい橙色 にぶい橙色

42 土師器 坏 2 (13.4) (11.0) 3.3 ナデ/回転糸切 ナデ やや良好 にぶい黄橙色 にぶい黄橙色

43 土師器 坏 2 (11.0) (10.4) 2.8 ナデ/回転糸切 ナデ やや不良 浅黄橙色 浅黄橙色

44 土師器 坏 2 (10.8) (8.8) 2.8 ナデ/回転糸切 ナデ やや不良 浅黄橙色 浅黄橙色

45 土師器 坏 - (11.6) (7.9) 2.9 ナデ/回転糸切 ナデ やや良好 橙色 橙色

46 土師器 坏 3 (10.4) (7.0) 2.6 ナデ/回転糸切 ナデ やや不良 にぶい黄橙色 にぶい黄橙色

47 土師器 坏 2 (11.6) (10.2) 2.9 ナデ/回転糸切 ナデ やや不良 にぶい黄橙色 浅黄橙色

48 土師器 坏 2 (9.8) (8.6) 3.0 ナデ/回転糸切 ナデ やや良好 にぶい橙色 にぶい褐色

49 土師器 皿 - (8.4) (7.6) 1.7 ナデ/回転糸切 ナデ やや良好 にぶい橙色 淡黄色

50 土師器 皿 2 10.8 7.8 1.5 ナデ/回転糸切 ナデ やや不良 橙色 橙色

51 土師器 皿 3 8.6 6.0 1.4 ナデ/回転糸切 ナデ やや良好 黄橙色 橙色

52 土師器 皿 3 (10.7) (9.1) 1.6 ナデ/回転糸切 ナデ 良好 にぶい黄橙色 にぶい黄橙色

53 土師器 皿 2 (8.2) (7.2) 1.2 ナデ/回転糸切 ナデ やや不良 橙色 橙色

54 土師器 皿 2 (9.6) (8.2) 1.5 ナデ/回転糸切 ナデ やや良好 にぶい橙色 にぶい橙色

55 土師器 皿 2 (11.6) (9.1) 1.2 ナデ/回転糸切 ナデ やや不良 橙色 橙色

56 土師器 皿 2 6.8 6.2 1.4 ナデ/回転糸切 ナデ やや不良 浅黄橙色 にぶい黄橙色

57 土師器 皿 2 (10.0) (8.4) 1.3 ナデ/回転糸切 ナデ やや不良 にぶい黄橙色 灰黄褐色

58 土師器 皿 - 8.2 7.0 1.4 ナデ/回転糸切 ナデ やや良好 にぶい橙色 にぶい橙色

59 土師器 皿 2 (9.2) (8.0) 1.5 ナデ/回転糸切 ナデ やや良好 浅黄橙色 にぶい橙色

60 土師器 皿 - (8.9) (7.6) 1.4 ナデ/回転糸切 ナデ やや良好 にぶい橙色 にぶい橙色

61 土師器 皿 2 8.3 7.2 1.5 ナデ/回転糸切 ナデ やや良好 にぶい橙色 にぶい黄橙色

62 土師器 皿 2 (8.8) (6.8) 1.4 ナデ ナデ やや不良 橙色 橙色

63 土師器 皿 - (9.2) 7.6 1.7 ナデ/回転糸切 ナデ 良好 にぶい橙色 にぶい橙色

64 土師器 皿 - (9.2) (7.6) 1.2 ナデ/回転糸切 ナデ やや不良 橙色 橙色

65 土師器 皿 1 (15.2) (10.2) 2.1 ナデ/回転糸切 ナデ 良好 灰黄褐色 にぶい黄橙色

やや精緻　長石・雲母・赤色粒子

やや精緻　長石・石英・雲母・角閃石・赤色粒子

やや精緻　石英・雲母・赤色粒子

やや精緻　石英・雲母・赤色粒子

やや粗雑　長石・雲母・赤色粒子

やや粗雑　雲母・赤色粒子・黒色粒子・小礫

やや精緻　長石・石英・雲母・赤色粒子

やや精緻　雲母・角閃石・赤色粒子

やや精緻　長石・赤色粒子

やや精緻　石英・雲母・角閃石・赤色粒子

やや精緻　長石

やや精緻　長石・雲母・赤色粒子

やや粗雑　長石・石英・雲母・赤色粒子・小礫

やや粗雑　長石・石英・雲母・黒曜石・赤色粒子

やや粗雑　長石・雲母・赤色粒子・小礫

やや精緻　雲母

やや精緻　雲母・赤色粒子・小礫

やや精緻　石英・雲母・角閃石・赤色粒子・小礫

やや粗雑　長石・雲母・赤色粒子・小礫

やや粗雑　長石・雲母

やや精緻　雲母・黒色粒子・小礫

やや精緻　雲母・角閃石・赤色粒子

やや精緻　石英・角閃石・赤色粒子

やや粗雑　長石・雲母・赤色粒子

やや精緻　雲母

やや精緻　長石・雲母

やや粗雑　長石・雲母

やや精緻　石英・雲母・赤色粒子・小礫

やや精緻　雲母・赤色粒子・小礫

やや粗雑　雲母・赤色粒子・黒色粒子・小礫

やや粗雑　雲母・赤色粒子・小礫

やや粗雑　雲母・赤色粒子・小礫

やや精緻　雲母・赤色粒子

やや精緻　石英・雲母・赤色粒子・小礫

やや精緻　雲母・角閃石・赤色粒子

やや粗雑　雲母・赤色粒子・小礫

やや粗雑　石英・雲母・赤色粒子・小礫

やや粗雑　雲母・赤色粒子・小礫

やや粗雑　雲母・赤色粒子・小礫

やや粗雑　長石・雲母・赤色粒子・小礫

やや粗雑　雲母・赤色粒子・小礫

やや精緻　雲母・赤色粒子・小礫

やや精緻　長石・石英・雲母・赤色粒子

胎土

やや精緻　赤色粒子

やや精緻　長石・雲母・角閃石・赤色粒子

やや精緻　雲母・角閃石・小礫

やや精緻　長石・雲母・赤色粒子・黒色粒子

やや粗雑　雲母・赤色粒子・黒色粒子・小礫

やや精緻　長石・雲母・角閃石・小礫

やや精緻　石英・雲母・赤色粒子

やや精緻　長石・石英・赤色粒子

やや精緻　長石・石英・雲母・角閃石・赤色粒子

やや粗雑　雲母・赤色粒子・小礫

やや精緻　雲母・角閃石

法量（㎝）（ ）は復元計 調整

やや精緻　雲母・赤色粒子・白色粒子・小礫

色調
焼成

やや粗雑　長石・雲母・赤色粒子・小礫

図版
番号

種類 器種

やや粗雑　長石・雲母・小礫

やや精緻　雲母・長石・赤色粒子・石英

やや精緻　長石・雲母・赤色粒子・小礫

やや粗雑　長石・雲母・赤色粒子

やや粗雑　雲母・赤色粒子

層位

やや粗雑　雲母・赤色粒子・小礫

やや精緻　長石・雲母・赤色粒子

やや粗雑　雲母・赤色粒子・黒色粒子・小礫

やや粗雑　長石・石英・雲母・赤色粒子・小礫
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口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

66 白磁 碗 3 － － 2.6 － － 良好 灰白色 灰白色

67 白磁 碗 1 － － 3.0 － － 良好 灰白色 灰白色

68 白磁 碗 2 － － 4.4 － － 良好 灰白色 灰白色

71 白磁 碗 3 － － 2.9 － － 良好 灰白色 灰白色

最大長 最大幅 最大厚

69 スクレーパー 44.0 65.0 14.5 42.98

70 木製品 146.0 145.0 7.0 52.21

色調

精緻

法量（㎝） 調整
焼成 胎土

種類
図版
番号

層位
図版
番号

種類 器種

精緻

精緻

法量（㎜）　
重さ（ｇ） 備考

精緻

層位

3

5

第 18表 SR-2・7出土遺物観察表 

（2) SR-5（第 55・56・61・62図，第 19・20表）

C-3-4・8・9・10区で検出した。本遺構は平面的には断片しか確認できなかったため，断片的に確認され

た層の出土遺物の説明に止める。出土遺物は弥生土器・土師器・須恵器・黒色土器・瓦質土器・貿易陶磁

器・石製品の 163点。1～9は土師器。1～4は埦。5～9は皿。10～12は須恵器。10・11は甕。12は壺。13

～23 は黒色土器の埦。13～19 はＡ類。底部のみ残存する。20～23 はＢ類。20 は内外面にヘラミガキが確

認される。21は体部外面にヘラミガキが確認される。22は口縁部内面にヘラミガキが確認される。24～32

は貿易陶磁器。24・25は越州窯系青磁の碗。26～28は同安窯系青磁の碗。26は体部内面に櫛描きで花文と

ジグザク状の点描文，外面に櫛目文を施す。27 は体部内面に圏線を巡らして，体部外面に櫛目文を施す。

28は龍泉窯系青磁の碗。外面に鎬蓮弁文を施す。30は景徳鎮窯系青花。外面に草文を口縁部の内面に 1条

の圏線を巡らせる。31・32は白磁の碗。33～54は石製品。33は滑石製石鍋。把手部は横長を呈して内面に

斜位ノミ痕，外面に縦位ノミ痕を施す。34～36は滑石二次加工品。35・36はバレン状石製品。35は突起部

が円形で上半が欠損する。37・38は石鏃。39～53はスクレイパー。54はつまみ形石器。鈴桶型石刃を使用。 

（3) SR-6（第 55・56・63図，第 21表）

C-3-8・9・14 区で検出。本遺構の規模は残存長約 15.0ｍ，最大幅約 7.0ｍ，最大深度約 0.4ｍ。③区を

北東→南西へ流れたと考えられる。埋土はオリーブ黒色粘質土。本遺構は北側を SR-5に切られて南側は調 

査区外にかかる。出土遺物は土師器・須恵器・瓦質土器・貿易陶磁器・石製品の 77点。1は黒色土器の坏。 

外面 内面 外面 内面

1 土師器 埦 ナデ ナデ やや良好 にぶい橙色 にぶい橙色

2 土師器 埦 ナデ ナデ やや良好 にぶい橙色 にぶい橙色

3 土師器 埦 ナデ ナデ やや良好 明褐灰色 にぶい橙色

4 土師器 埦 ナデ ナデ やや良好 灰白色 灰白色

5 土師器 皿 ナデ ナデ やや良好 にぶい黄橙色 にぶい黄橙色

6 土師器 皿 ナデ ナデ やや良好 褐灰色 灰白色

7 土師器 皿 ナデ ナデ やや良好 灰白色 灰白色

8 土師器 皿 ナデ ナデ やや良好 浅黄橙色 灰白色

9 土師器 皿 ナデ ナデ やや良好 灰白色 灰白色

10 須恵器 甕 ナデ/指オサエ ナデ やや良好 暗オリーブ灰色 暗オリーブ灰色

11 須恵器 甕 ナデ/指オサエ ナデ やや不良 灰色 灰色

12 須恵器 壺 ナデ タタキ目 やや良好 灰色 灰色

13 黒色土器 埦 ナデ ナデ やや不良 にぶい褐色 黒褐色 A類

14 黒色土器 埦 ナデ/ハケ目/ナデ消し ハケ目/ナデ消し やや不良 褐灰色 にぶい黄橙色 A類

15 黒色土器 埦 ナデ ナデ やや不良 にぶい橙色 黒色

黒色

A類

16 黒色土器 埦 ナデ ナデ やや不良 橙色 褐灰色 A類

17 黒色土器 埦 ナデ ナデ やや不良 浅黄色 A類

18 黒色土器 埦 ナデ ナデ やや不良 浅黄色 黄灰色 A類

19 黒色土器 埦 ナデ ナデ やや不良 にぶい黄色 黄灰色 A類

20 黒色土器 埦 ナデ/指オサエ/ミガキ ナデ/ミガキ やや不良 黒色 黒色 B類

21 黒色土器 埦 ナデ/指オサエ/ミガキ ナデ やや不良 灰色 黒色 B類

22 黒色土器 埦 ナデ ナデ/ミガキ やや良好 黒色 にぶい褐色 B類

23 黒色土器 埦 ナデ ナデ やや不良 にぶい黄褐色 褐灰色 B類

備考種類 器種
調整

やや粗雑　長石・石英・雲母・赤色粒子・小礫

やや粗雑　長石・雲母・赤色粒子・小礫

やや粗雑　長石・石英・雲母・小礫

胎土

やや粗雑　長石・雲母・黒色粒子・小礫

やや粗雑　長石・石英・雲母・小礫

焼成
色調図版

番号

やや精緻　長石・雲母

やや精緻　長石・赤色粒子

やや精緻　長石・雲母・赤色粒子

やや精緻　長石・雲母

やや精緻　長石・雲母

やや精緻　長石・雲母

やや精緻　長石・雲母

やや精緻　長石・雲母

やや精緻　長石・雲母

やや精緻　雲母

やや粗雑　長石・雲母・小礫

やや精緻　長石・雲母・赤色粒子

やや精緻　長石・雲母・小礫

やや粗雑　長石・雲母・小礫

やや粗雑　雲母・小礫

やや粗雑　長石・雲母・小礫

やや精緻　長石・雲母・小礫

やや精緻　雲母・小礫

第 19表 SR-5出土遺物観察表① 
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外面 内面 外面 内面

24 青磁 碗 － － 良好 灰オリーブ色 灰オリーブ色

25 青磁 碗 － － 良好 灰白色 灰オリーブ色

26 青磁 碗 － － 良好 灰白色 灰白色

27 青磁 碗 － － 良好 灰白色 灰白色

28 青磁 碗 － － 良好 浅黄色 浅黄色

29 青磁 碗 － － 良好 灰白色 オリーブ灰色

30 青花 碗 － － 良好 灰白色 灰白色

31 白磁 碗 － － 良好 灰白色 灰白色

32 白磁 碗 － － 良好 灰白色 灰白色

最大長 最大幅 最大厚 外面 内面

33 石鍋 滑石 99.0 62.5 43.0 296.0 × ×

34 二次加工品 滑石 79.0 32.0 14.0 52.84 × ×

最大長 最大幅 最大厚 最大長 最大幅 最大高

35 バレン状石製品 滑石 55.0 49.0 13.0 22.0 20.0 12.0 49.15

36 バレン状石製品 滑石 73.0 33.0 15.0 58.0 20.0 9.0 60.33

最大長 最大幅 最大厚

37 石鏃 黒曜石 17.0 10.0 3.5 0.45

38 石鏃 黒曜石 32.0 19.0 5.5 3.04

39 スクレーパー 黒曜石 41.0 30.0 11.0 13.32

40 スクレーパー 黒曜石 45.8 22.2 14.6 12.77

41 スクレーパー 黒曜石 42.0 32.3 10.4 16.07

42 スクレーパー 安山岩 27.2 24.5 7.5 5.97

43 スクレーパー 黒曜石 27.5 28.0 10.4 7.97

44 スクレーパー 黒曜石 32.3 19.4 9.7 8.86

45 スクレーパー 黒曜石 41.3 46.2 19.4 38.27

46 スクレーパー 黒曜石 28.0 28.0 9.0 7.57

47 スクレーパー 黒曜石 47.0 30.9 16.2 18.81

48 スクレーパー 黒曜石 28.0 36.0 13.0 11.05

49 スクレーパー 黒曜石 25.0 31.8 11.9 8.31

50 スクレーパー 安山岩 39.0 29.0 9.0 9.48

51 スクレーパー 黒曜石 18.0 23.0 6.0 3.01

52 スクレーパー 黒曜石 26.8 21.6 7.8 4.56

53 スクレーパー 黒曜石 18.0 29.2 7.3 2.89

54 つまみ形石器 黒曜石 36.1 23.2 10.5 4.90 両側縁に連続的な二次加工あり

複数縁辺にスクレーパーエッジあり

複数縁辺にスクレーパーエッジあり

使用痕剥片の可能性あり

一縁辺にスクレーパーエッジあり

両側縁にスクレーパーエッジあり

周縁にスクレーパーエッジあり

周縁にスクレーパーエッジあり　石核素材

複数縁辺にスクレーパーエッジあり

使用痕剥片の可能性あり

精緻

凹基無茎鏃　脚部欠損

左右非対称　完形

両側縁にスクレーパーエッジあり

一縁辺にスクレーパーエッジあり 使用痕あり

精緻

精緻

精緻

精緻

精緻

精緻

重さ（ｇ）

図版
番号

種類

備考

備考重さ（ｇ）
突起部法量(㎜)

石種
受部法量（㎜）　

図版
番号

種類 石種
法量（㎜）　

図版
番号

種類 石種
法量（㎜）　

図版
番号

種類

重さ（ｇ）

器種
調整

焼成

精緻　黒色粒子

スス・炭化物
備考

色調
胎土 備考

精緻

第 20表 SR-5出土遺物観察表② 

口縁部を残存するＡ類。2・3は須恵器。2は杯身。3 は甕。4・5は瓦質土器の足鍋。脚部を残存し，外

面に炭化物が付着する。6・7は白磁の碗。8～13は石製品。8～12はスクレイパー。13は敲石。 

（4) SR-7（第 55・56・60図，第 18表）

A-1-25 区で検出。本遺構の規模は残存長約 12.5ｍ，最大幅約 2.0ｍ，最大深度約 0.3ｍ。遺存状態は南

北に細長い形を呈し北側は調査区外に延びて南側は別の旧河道を切る。南→北へ流れたと考えられる。埋

土は 3層に分層でき，土質は砂質が強い。出土遺物は黒色土器と貿易陶磁器の 2点。71は白磁の碗Ⅳ類。 

（5) SR-10（第 55・56・64図，第 22表） 

B-2-25区,B-3-16・21区,C-2-5で検出。本遺構の規模は残存長約 30.0ｍ，最大幅約 8.5ｍ，最大深度約

0.3ｍ。④区中央部を南→北東へ流れたと考えられる。SR-12と並行した流路の形を呈して，新旧関係(新→

旧)は SR-12→SR-10 である。埋土は 7 層で砂質土と粘質土の互層となっている。出土遺物は弥生土器・土

師器・須恵器・貿易陶磁器・石製品の 437点。1は弥生土器の壺。肩部に断面三角形の刻み目突帯を一条巡

らす。2～12は土師器。2～5は甕。6～8は高坏。9～12は埦。11は底部を残存する。13～18は須恵器。13

は坏蓋。口唇部に段をもつ。14～16は坏身。17は　。頸部が残存し，外面に 描波状文を施す。18は壺。

19は白磁の坏。口縁部を折り曲げて僅かに立ち上がる。20・21は黒曜石製のスクレイパー。 

− 75 −



第 61図 SR-5出土遺物①(S=1/3，37・38は S=2/3，39は S=1/2) 
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第 62図 SR-5出土遺物②(S＝1/2，54は S=2/3) 

第 63図 SR-6出土遺物(S=1/3，8～13は S=1/2) 
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外面 内面 外面 内面

1 黒色土器 坏 ナデ ミガキ やや良好 にぶい黄橙色 黒褐色 A類

2 須恵器 坏身 ナデ ナデ やや良好 緑灰色 緑灰色

3 須恵器 甕 タタキ目 当て具痕 やや良好 青灰色 青灰色

4 瓦質土器 足鍋 ナデ ナデ削り やや良好 灰色 黄灰色

5 瓦質土器 足鍋 ナデ － やや良好 灰色 －

6 白磁 碗 － － 良好 灰白色 灰白色

7 白磁 碗 － － 良好 浅黄色 浅黄色

最大長 最大幅 最大厚

8 スクレーパー 黒曜石 22.0 27.0 9.0 5.87

9 スクレーパー 黒曜石 24.0 58.0 14.0 16.65 一縁辺にスクレーパーエッジあり

10 スクレーパー 黒曜石 28.0 31.0 10.5 7.91 複数縁辺にスクレーパーエッジあり

11 スクレーパー 黒曜石 29.5 27.0 9.0 7.90 周縁にスクレーパーエッジあり　二重パティナあり

12 スクレーパー 黒曜石 40.0 49.0 13.0 23.09

13 敲石 安山岩 79.0 74.0 20.0 179.0

備考

備考

精緻

精緻　雲母・白色粒子

精緻　長石・石英・雲母・黒色粒子

図版
番号

種類 器種
調整

石種

色調

法量（㎜）　図版
番号

種類

焼成

重さ（ｇ）

やや粗雑　長石・石英・白色粒子

胎土

やや精緻　石英・白色粒子・黒色粒子

やや粗雑　石英・白色粒子

精緻

第 21表 SR-6出土遺物観察表 

第 64図 SR-10出土遺物(S=1/3，20・21は S=1/2) 

（6) SR-12（第 55・56・65図，第 23表）

B-2-20・25区,B-3-16・21区で検出。本遺構の規模は残存長約 30.0ｍ，最大幅約 6.0ｍ，最大深度約 0.2

ｍ。④区中央部を南→北東へ流れて SR-10に切られる。埋土は 3層の粘質土。出土遺物は土師器・須恵器・

石製品の159点。1は土師器の埦。口縁部を残存し内傾が強い。2～4は須恵器。2・3は坏蓋。4は坏身。5・

6は石製品。5は黒曜石製のスクレイパー。6は砥石。砂岩製で砥面は 3面に確認される。 

（7) SR-15（第 55・56・66・67図，第 24・25表）

B-2-24区で検出。遺存状態は削平を受けて，南側は調査区外にかかるため詳細は不明。本遺構の規模は

残存長約 3.7ｍ，最大幅約 5.0ｍ，最大深度約 0.1ｍ。埋土はオリーブ黒色粘質土。出土遺物は土師器，須

恵器，黒色土器，石製品の 1,482点。1～71は土師器。1～8は甕。7は頸部から体部上半を残存し，内外面

に指頭圧痕を残す。9～17は壺。15は体部内面に輪積み跡を残す。18～61は坏。口縁部を残存し，磨滅が

著しいものが多い。62～69は高坏。70・71は手捏ね土器の壺である。72・73は須恵器。72は坏蓋。73は

坏身。74・75は黒色土器の埦Ａ類。76・77は滑石製石鍋。外面に炭化物が付着して内面は斜位ノミ痕を施

す。76は口縁部を残存するが，把手部は確認できない。77は底部と体部の境が明瞭である。 

１

７

８

１５

１６
１８

１９

２０ ２１

９

１７

１０

１１

１２

１３

１４

２ ３ ４ ５

６

− 78 −



外面 内面 外面 内面

1 弥生土器 壺 5 ナデ/ハケ目痕 ナデ やや不良 にぶい黄橙色 灰黄褐色

2 土師器 甕 1 ナデ ナデ やや不良 灰褐色 にぶい褐色

3 土師器 甕 5 ナデ ナデ やや不良 にぶい橙色 にぶい橙色

4 土師器 甕 4 ナデ/ハケ目 ナデ やや不良 灰黄色 灰黄色

5 土師器 甕 2 ナデ ナデ やや良好 にぶい黄橙色 にぶい黄橙色

6 土師器 高坏 4 ナデ ナデ やや不良 橙色 橙色

7 土師器 高坏 1 ナデ ナデ やや良好 明赤褐色 にぶい橙色

8 土師器 高坏 1 ナデ ナデ やや良好 にぶい橙色 にぶい橙色

9 土師器 埦 1 ナデ ナデ やや良好 橙色 にぶい橙色

10 土師器 埦 1 ナデ消し/ハケ目 ナデ消し やや良好 灰白色 灰白色

11 土師器 埦 2 － － やや不良 灰白色 灰白色

12 土師器 埦 5 ナデ ナデ やや不良 にぶい黄橙色 明黄褐色

13 須恵器 坏蓋 3 回転ナデ 回転ナデ 良好 灰白色 灰白色

14 須恵器 坏蓋 2 回転ナデ 回転ナデ 良好 灰色 灰色

15 須恵器 坏身 1 回転ナデ 回転ナデ 良好 灰色 灰色

16

17

須恵器

須恵器

坏身 3 回転ナデ 回転ナデ やや良好 灰白色 灰白色

ナデ ナデ 良好 灰白色 灰白色

18 須恵器 壺 1 回転ナデ 回転ナデ 良好 灰白色 灰白色

19 白磁 坏 2 － 使用痕 良好 灰白色 灰白色

最大長 最大幅 最大厚

20 スクレーパー 黒曜石 5 34.0 31.0 9.5 10.95 両側縁にスクレーパーエッジあり

21 スクレーパー 黒曜石 1 42.0 38.0 11.5 17.61 両側縁にスクレーパーエッジあり

層位

やや粗雑　石英・雲母・角閃石

やや粗雑　石英・雲母・角閃石・黒曜石

やや精緻　石英・雲母・赤色粒子

粗雑　長石・石英・雲母・角閃石

焼成
色調

やや粗雑　石英・雲母・角閃石・赤色粒子

精緻　石英・雲母・角閃石

精緻　雲母・角閃石

やや粗雑　雲母・角閃石

やや精緻　雲母

やや粗雑　石英・雲母・角閃石

やや精緻　石英・雲母・角閃石・赤色粒子

図版
番号

精緻　雲母・角閃石

やや精緻　雲母・角閃石・白色粒子・赤色粒子

精緻　雲母・角閃石

精緻　黒色粒子

やや精緻　雲母・角閃石

層位

やや精緻　雲母・角閃石

やや粗雑　石英・雲母・角閃石

精緻　雲母・角閃石・白色粒子

図版
番号

種類 器種
調整

胎土

種類 石種
法量（㎜）　

考備）ｇ（さ重

第 22表 SR-10出土遺物観察表 

第 65図 SR-12出土遺物 (S=1/3，5は S=1/2) 

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

1 土師器 埦 1 － － 6.4 ナデ ナデ やや良好 にぶい橙色 にぶい橙色

2 須恵器 坏蓋 1 － － 3.0 回転ナデ 回転ナデ 良好 灰色 灰色

3 須恵器 坏蓋 1 － － 4.8 回転ナデ/ヘラ削り 回転ナデ 良好 灰色 灰白色

4 須恵器 坏身 1 － － 2.0 回転ナデ 回転ナデ 良好 灰色 灰色

最大長 最大幅 最大厚

5 スクレーパー 黒曜石 3 32.0 19.8 4.7 2.99

6 砥石 砂岩 3 75.0 46.0 11.9 65.12

層位種類 石種
法量（㎜）　

重さ（ｇ）

使用痕剥片の可能性あり

欠損品

図版
番号

備考

焼成
色調図版

番号
種類 器種

法量（㎝） 調整
層位 胎土

やや精緻　長石・石英・白色粒子・黒色粒子

やや精緻　石英・白色粒子・黒色粒子

やや精緻　石英・白色粒子・黒色粒子

やや精緻　石英・雲母・白色粒子・黒色粒子

第 23表 SR-12出土遺物観察表 

外面 内面 外面 内面

1 土師器 甕 ハケ目/ナデ消し ハケ目/ナデ消し やや良好 橙色 橙色

2 土師器 甕 ハケ目/ナデ消し ナデ やや良好 にぶい橙色 橙色

3 土師器 甕 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

4 土師器 甕 ナデ ナデ やや不良 明赤褐色 橙色

5 土師器 甕 ナデ ナデ やや良好 にぶい橙色 灰白色

6 土師器 甕 ナデ ナデ やや不良 橙色 橙色

7 土師器 甕 ナデ/指オサエ ナデ/指オサエ やや不良 橙色 橙色

8 土師器 甕 ナデ ナデ やや不良 橙色 橙色

9 土師器 壺 ナデ/ハケ目 ナデ/ハケ目/粘土帯痕 やや不良 橙色 黄橙色

10 土師器 壺 ナデ ナデ やや良好 にぶい赤褐色 橙色

11 土師器 壺 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

12 土師器 壺 ナデ/ハケ目/ナデ消し ナデ やや不良 橙色 橙色

13 土師器 壺 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

14 土師器 壺 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

やや粗雑　長石・石英・雲母・赤色粒子・小礫

やや精緻　長石・赤色粒子

やや精緻　長石・雲母・赤色粒子

やや粗雑

やや粗雑　長石・雲母・赤色粒子

やや粗雑　雲母・赤色粒子

やや精緻　長石・石英・雲母・角閃石・赤色粒子

やや粗雑　石英・雲母・角閃石・赤色粒子

やや粗雑　雲母・赤色粒子

色調
胎土

やや粗雑　長石・雲母・赤色粒子・黒色粒子

やや粗雑　長石・雲母・角閃石

図版
番号

種類 器種
調整

焼成

やや粗雑　長石・石英・赤色粒子・黒色粒子

やや粗雑　雲母・赤色粒子

やや精緻　雲母・赤色粒子

第 24表 SR-15出土遺物観察表① 
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外面 内面 外面 内面

15 土師器 壺 ハケ目/ナデ消し 輪積み跡 やや良好 にぶい橙色 橙色

16 土師器 壺 ナデ ナデ やや不良 灰白色 にぶい橙色

17 土師器 壺 ナデ ナデ やや不良 にぶい橙色 橙色

18 土師器 坏 ハケ目/ナデ消し ナデ やや良好 にぶい褐色 橙色

19 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

20 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 にぶい褐色 にぶい褐色

21 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 浅黄橙色 浅黄橙色

22 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

23 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

24 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

25 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

26 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 浅黄橙色 浅黄橙色

27 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

28 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 にぶい橙色 橙色

29 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 にぶい橙色

30 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

31 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

32 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 浅黄橙色 橙色

33 土師器 坏 ナデ ナデ やや不良 橙色 橙色

34 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

35 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 にぶい橙色 にぶい橙色

36 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 にぶい橙色 にぶい橙色

37 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

38 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

39 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 にぶい橙色

40 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

41 土師器 坏 ナデ ナデ やや不良 橙色 橙色

42 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

43 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

44 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

45 土師器 坏 ナデ ナデ やや不良 橙色 橙色

46 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

47 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 にぶい橙色

48 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

49 土師器 坏 ナデ ナデ やや不良 橙色 橙色

50 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

51 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

52 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 浅黄橙色 浅黄橙色

53 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 灰白色 浅黄橙色

54 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 にぶい橙色

55 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

56 土師器 坏 ナデ ナデ やや不良 橙色 橙色

57 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 浅黄橙色 浅黄橙色

58 土師器 坏 ナデ ナデ やや不良 にぶい橙色 浅黄橙色

59 土師器 坏 ナデ ナデ やや不良 にぶい橙色 にぶい橙色

60 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

61 土師器 坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

62 土師器 高坏 ナデ ナデ やや良好 にぶい黄褐色 にぶい褐色

63 土師器 高坏 ナデ ナデ やや良好 明赤褐色 明赤褐色

64 土師器 高坏 ナデ ハケ目/ナデ消し やや良好 橙色 橙色

65 土師器 高坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

66 土師器 高坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

67 土師器 高坏 ナデ/ハケ目 ナデ やや良好 橙色 橙色

68 土師器 高坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

69 土師器 高坏 ナデ ナデ やや良好 橙色 橙色

70 土師器 壺 ナデ/指オサエ ナデ/指オサエ やや良好 にぶい橙色 にぶい橙色

71 土師器 壺 ハケ目/ナデ消し ナデ やや良好 橙色 橙色

72 須恵器 蓋 回転ナデ 回転ナデ やや良好 青灰色 青灰色

73 須恵器 坏 回転ナデ 回転ナデ やや良好 灰色 灰色

74 黒色土器 埦 ナデ ミガキ やや良好 灰黄褐色 灰黄褐色

75 黒色土器 埦 ナデ ミガキ やや良好 浅黄橙色 黒色

最大長 最大幅 最大厚 外面 内面

76 石鍋 滑石 7.5 9.5 1.6 242.0 ○ ×

77 石鍋 滑石 6.9 6.5 1.6 84.95 ○ ×

やや粗雑　長石・雲母・角閃石

やや粗雑　長石・雲母・赤色粒子

やや粗雑　雲母・赤色粒子

やや粗雑　長石・雲母・赤色粒子

図版
番号

種類 器種
調整

焼成
色調

やや精緻　雲母・白色粒子

やや精緻　長石・石英

やや精緻　長石

やや精緻

やや粗雑　雲母・赤色粒子

やや粗雑　長石・雲母・赤色粒子

図版
番号

種類 石種
法量（㎝）

考備）ｇ（さ重
スス・炭化物

やや精緻　長石・赤色粒子

やや精緻　長石・雲母・赤色粒子

やや精緻　長石・赤色粒子

胎土

やや精緻　長石・雲母・赤色粒子

やや精緻　長石・石英・雲母・赤色粒子・黒色粒子

やや粗雑　雲母・赤色粒子

やや粗雑　雲母

やや精緻　長石・赤色粒子

やや精緻　長石・石英・雲母・角閃石

やや粗雑　雲母・赤色粒子

やや精緻　雲母・赤色粒子

やや精緻　長石・赤色粒子

やや精緻　長石・雲母・赤色粒子

やや精緻　長石・赤色粒子

やや粗雑　長石・雲母・赤色粒子

やや精緻　長石・赤色粒子

やや精緻

やや精緻　長石・雲母・赤色粒子

やや精緻　長石・雲母・赤色粒子

やや精緻　長石・赤色粒子

やや精緻　長石・赤色粒子

やや精緻　長石・雲母・赤色粒子

やや精緻　長石・赤色粒子

やや粗雑　雲母・赤色粒子

やや粗雑　長石・雲母・赤色粒子

やや精緻　長石・雲母・赤色粒子

やや精緻　長石・赤色粒子

やや精緻　長石・赤色粒子

やや粗雑　赤色粒子

やや粗雑　雲母・赤色粒子・黒色粒子

やや粗雑　角閃石

やや精緻　長石・石英・角閃石

やや粗雑　赤色粒子

やや粗雑　長石・雲母・白色粒子

やや粗雑　角閃石・赤色粒子

やや粗雑　石英・角閃石

やや精緻　長石・赤色粒子

やや精緻　長石・赤色粒子

やや粗雑　長石・雲母・赤色粒子

やや精緻

やや精緻　雲母・赤色粒子

やや精緻　石英・雲母・赤色粒子

やや精緻　長石・赤色粒子

やや精緻　長石・雲母・赤色粒子

やや粗雑　長石・雲母・赤色粒子

やや精緻　長石・雲母・赤色粒子

やや粗雑　石英・角閃石・赤色粒子

やや精緻　長石・赤色粒子

やや精緻　長石・赤色粒子

やや精緻　長石・赤色粒子

やや精緻　長石・赤色粒子

 

第 25表 SR-15出土遺物観察表② 
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第66図 SR-15出土遺物①(S=1/3) 
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