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a.小舟状遺構が 1本の中世の製鉄遺構  (南南西→
)
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a.製鉄遺構と背後山側の平坦面 (南南東→
)

b.製鉄炉の地下構造  (南西→
)

本床状遺構の山側にのみ小舟状遺構を設置



邑南町は島根県のほぼ中央部に位置しています。町内の遺跡は約1000

カ所を数え、これらの貴重な文化財の保存・保護と活用のため、分布調

査や発掘調査を実施しているところです。

このたび、独立行政法人森林総合研究所所管の回場整備事業に伴い、

事業予定地内の余勢野原遺跡 (中野地区)、 同法人所管の農林業用道路

新設工事に伴い、工事予定地内の室原山 1号遺跡、室原山2号遺跡、室

原山3号遺跡、浜田三次往還 (いずれも日和地区)を調査いたしました。

調査の結果、中世の製鉄遺跡や中世から近世の炭窯数基をはじめとす

る貴重な資料を得ることができました。この報告書は、その調査結果を

まとめたものであり、広 く各方面でご活用いただければ幸いです。

なお、調査に当たりご指導いただいた広島大学大学院文学研究科 古

瀬清秀教授、邑南町文化財保護審議会 吉川 正副会長、島根県教育庁

文化財課をはじめ、関係各位に射し深 く感謝申し上げる次第です。

平成 25年 3月

邑南町教育委員会

教育長 土 居 達 也



例  言

1.本報告書は、島根県邑智郡邑南町中野及び日和地区における特定地域整備事業邑智西部区域工

事に伴い、平成20年 度から平成23年 度にわたり発掘調査を実施 した中野「余勢野原遺跡」と、

日和「室原山 1号遺跡」・「室原山2号遺跡」。「室原山 3号遺跡」。「浜田三次往還」の埋蔵文化

財発掘調査報告書である。      ´

2.発掘調査は、独立行政法人森林総合研究所 森林農地整備センター邑智西部建設事務所から委

託を受け、邑南町教育委員会が実施した。

3.本書の執筆・編集は、原 拓矢の協力を得て、角矢永嗣・佐々木義彦が分担 して行った。

4.本書掲載の遺構の実測は、作業員及び課員の協力を得て各調査員が行った。

5.本書掲載の遺構や遺物等の撮影は、各調査員が行った。

6.遺物の実測は、市山員由美が行った。

7.本報告書掲載の挿図の作成及び浄書は、各調査員と市山員由美が行った。

二次元測量からの作図は、測地技研 (株)が行った。

8。 本書に掲載した第 2図 (遺跡分布図)は、邑南町三町村合併協議会が国土交通省国土地理院長

の承認 (承認番号平成16年 中複第67号)を得て、同院発行の25,000分の 1を複製した「邑南町

管内図」を使用 した。

9,本書で使用した遺跡記号は、次のとお りである。

T… トレンチ S・…石 P'中柱穴 SK・―土坑 SD・ 中溝状遺構 SX…詳細不明の遺構

10.本文中の註 ( )は、主な参考・引用文献 等である。 (40頁に記載)

11.図版中の (西→)は、被写体を西側から撮影した意味である。

12.本書掲載の地形図に表示したX軸、Y軸 は国土調査法による第Ⅲ座標系の軸方向である。

遺構実測図の方位は磁北である。

13.地形測量・遺構の三次元測量・調査用基準杭の設置は、測地技研 (株)に委託した。

14.製鉄関連遺物の金属学的調査は、 (株)九州テクノリサーチに委託した。 (付編 1・ 2・ 6)

15.放射性炭素 (HC)年代測定調査は、 (株)地球科学研究所に委託した。 (付編 3・ 7)

16.地磁気年代測定調査は、法吉データに委託した。 (付編 4)

17.熱 ルミネッセンス年代測定調査 (一部、電子スピン共鳴年代測定調査に変更)は、ジオクロノ

ロジージャパン (株)に委託した。 (付編 5)

18.実測図・測量図や写真等の記録資料及び出土遺物は、邑南町教育委員会が管理・保管している。
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I.調査に至る経緯と調査経過

調査に至る経緯

平成 17年度に入 り、独立行政法人森林総合研究所 (当 時の独立行政法人緑資源機構)が特定中

山間保全整備事業をおこし、邑南町内でも農用地・農林道・土地改良施設整備などを行う計画が示

されたため、平成 l K2005)年 8月 24日 に調整会議を行い、事前の分布調査などを行うことを町教委、

町建設課及び緑資源機構と確認した。町内では区画整理 6件、農林業用道路建設 1件があり、調整

の結果、製鉄遺跡が確認された石見地域日和地区の農林業用道路工事 4工区と、周知の遺跡である

「余勢原遺跡」を含む区画整理 (余勢団地)の 2ケ 所について発掘調査が必要となり、平成20年度

と平成21年度に中野地区の「余勢野原遺跡」。そして平成21年度に「室原山 1号遺跡」、平成22年

度に「室原山 2号遺跡」、平成23年度に「浜田二次往還」及び「室原山 3号遺跡」、いずれも日和

地区内において発掘調査を実施した。

調査体制は次のとおりである。

●平成20年度の「余勢野原遺跡」発掘調査は、平成21年 3月 6日～同年 3月 23日 まで実施した。

調 査 主 体    邑南町教育委員会

調  査  員

調 査 指 導

発 掘 作 業

整 理 作 業

調査日誌抄録

2009年 (平成21年 )

3月 6日 (金)晴れ

9日 (月 )曇 り

H日 (水)晴れ

12日 (木)晴れ

原 拓矢   邑南町教育委員会 生涯学習課 主任主事

島根県教育庁 文化財課

吉川  正  邑南町文化財保護審議会 副会長

土居 達也  邑南町教育委員会 教育長

森岡 弘典  邑南町教育委員会 生涯学習課長

服部  勲  邑南町教育委員会 生涯学習課 課長補佐 (文化財係長兼務)

角矢 永嗣  邑南町教育委員会 生涯学習課 主任主事

原  拓矢  邑南町教育委員会 生涯学習課 主任主事

石原八重美 。一田貴代子 。上田恵義・上田忠市・香川良三・喜川繁信・

五島ヒカリ・ 白須静男・ 白須オ トメ・寺脇嘉―・樋谷大地 。中桐信枝・

日野原貞三・藤森スズエ・水野サナヨ・三千田峰男・森田日出見・安田早美・

吉賀初女・渡辺妙子

市山 員由美  邑南町教育委員会 生涯学習課 臨時職員

作業員 2人役。耕作土重機掘削にて除去作業。

作業員 10.5人役。調査区北側に1.5m～ 2mの位置で トレンチ掘削。

作業員H人役。調査区北東側 トレンチ測量・写真撮影。

調査区グランド周辺 トレンチ掘削。

作業員9.5人役。 調査区北側東西方向の トレンチ掘削。
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南北方向にトレンチ 2本設定掘削。

16日 (月 )晴れ    作業員 9人役。 調査区西側第 1・ 2ト レンチ掃除・写真撮影。調

査区東側東西 トレンチ延長掘削。 グランド周辺 トレンチを除き重

機埋戻し。

17日 (火)晴れ    作業員 1.5人役。 グランド周辺調査区及び北側東西 トレンチ測量。

18日 (水)晴れ    作業員9,5人役。 東西 トレンチ延長・部分掘削。

南北 トレンチ 6。 7・ 8掘削。

19日 (木)晴れ   作業員 3人役。 道路計画地点部分掘削。

23日 (月 )晴れ    作業員 2人役。 全 トレンチ埋戻し。

●平成21年度の「余勢野原遺跡」発掘調査は、平成21年 7月 13日 ～同年 8月 7日 まで実施した。

調 査 主 体    邑南町教育委員会

調  査  員    角矢 永嗣  邑南町教育委員会 生涯学習課 文化財係長

調 査 指 導    島根県教育庁 文化財課

吉川  正  邑南町文化財保護審議会 副会長

事  務  局    土居 達也  邑南町教育委員会 教育長

森岡 弘典  邑南町教育委員会 生涯学習課長

角矢 永嗣  邑南町教育委員会 生涯学習課 文化財係長

調 査 協 力    佐々木義彦  邑南町教育委員会 生涯学習課 日和公民館主事

発 掘 作 業    石原八重美・一田貴代子・香川良三・五島ヒカリ・白須静男・白須オ トメ・

寺脇嘉― 。中桐信枝・藤森スズエ・水野サナヨ 。吉賀節雄・吉賀初女

整 理 作 業    市山 員由美 邑南町教育委員会 生涯学習課 臨時職員

調査日誌抄録

2009年 (平成21年)

7月 13日 (月 )晴れ    作業員 10人役。 草刈り。 トレンチ 1・ 2・ 3・ 4掘削。

14日 (火)晴れ    作業員 10人役。 トレンチ 1・ 2・ 3完掘。

15日 (水)曇 り後雨  作業員午前35人役。 トレンチ 4掘削。

16日 (木)雨後曇り  作業員午後4.5人役。 トレンチ 4完掘。

22日 (水)晴れ後曇り 作業員 1人役。実測等。

23日 (木)晴れ    作業員10.5人役。 トレンチ 5掘削、完掘。弥生土器 ?底部片出土。

トレンチ 6・ 7・ 8・ 9掘削。余勢城跡踏査。 トレンチ 6から木材

や木製品出土も時代不明。

24日 (金)曇 り後小雨 作業員8.5人役。 トレンチ 7・ 8。 9完掘。

30日 (木)曇 り    作業員 10人役。 トレンチ 6・ H・ 10掘削。

31日 (金)曇 り    作業員10人役。 トレンチ 6・ H。 10完掘。

8月 6日 (木)晴れ    作業員 1人役。実測等。

7日 (金)晴れ    作業員 1人役。実測等 片付け。
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0「室原山 1号遺跡」の発掘調査は、平成21年 9月 24日 から同年 12月 8日 まで実施した。

調 査 主 体    邑南町教育委員会

調  査  員    角矢 永嗣  邑南町教育委員会 生涯学習課 文化財係長

調 査 指 導    島根県教育庁 文化財課 (是田 敦 文化財グループ文化財保護主任)

吉川  正  邑南町文化財保護審議会 副会長

角田 徳幸  島根県教育庁 文化財課 古代文化センター 専門研究員

(兼)古代出雲歴史博物館 交流・普及グループ専門学芸員

事  務  局    土居 達也  邑南町教育委員会 教育長

森岡 弘典  邑南町教育委員会 生涯学習課長

角矢 永嗣  邑南町教育委員会 生涯学習課 文化財係長

調 査 協 力    佐々木義彦  邑南町教育委員会 生涯学習課 日和公民館主事

発 掘 作 業    石原八重美・一田貴代子 。今田一則・京良 寛 。白須静男・白須オ トメ・

寺脇嘉―・中桐信枝 。藤森スズエ・水野サナヨ・友澤壽和 。田原正信・

三隅 彰・森田日出見

整 理 作 業    市山 員由美 邑南町教育委員会 生涯学習課 臨時職員

調査日誌抄録

2009年 (平成21年)

9月 24日 (木)晴れ    作業員H人役。草刈。調査 1区内にトレンチ設定。掘削開始。

25日 (金)晴れ    作業員105人役。調査 1区内トレンチ掘削。

29日 (水)晴れ    作業員 8人役。 トレンチ調査により鉄滓の散布を確認。面での調査

に切り替え。

10月 1日 (木)曇 り   作業員 10人役。調査 1区南西側で石垣確認。北東側の平坦面で礎

石状の石材を検出。

5日 (月 )曇 り   作業員11人役。調査 1区掘削。北東側の平坦日で新たな礎石状の

石材を検出。

6日 (火)晴れ   作業員 9人役。調査 1区掘削。礎石状の石材精査。

7日 (水)曇 り    作業員7.5人役。調査 1区北東側撮影。北西側に トレンチ設定、掘

削開始。南西側の石垣周辺の掘削、調査。

13日 (火)晴れ    作業員 7人役。北西側 トレンチで鉄滓の多量堆積を確認。

15日 (木)晴れ    作業員6.5人役。北西側 トレンチの掘削、調査。

16日 (金)晴れ    作業員 10人役。調査区 1区中央に石垣を確認、大量の鉄滓出土。

19日 (月 )晴れ    作業員 9人役。調査区 1区中央の石垣周辺の掘削、調査。

20日 (火)晴れ    作業員 8人役。製鉄遺構の所在不明の為、調査 1区北東側を拡張調査。

23日 (金)晴れ    作業員6.5人役。調査 2区炭窯跡の草刈と調査前測量。

26日 (月 )曇 り    作業員9.5人役。調査 1区調査及び調査 2区の掘削前の掃除。

27日 (火)晴れ    作業員8人役。1区石垣調査及び炭窯跡の前庭部掘削及び窯内部半裁。

28日 (水)晴れ    作業員 8人役。炭窯の背後山側の掘削調査及び窯内部半裁状況実測。
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調査 1区北東側の拡張区下層に大きい礫の自然堆積検出。

県文化財課文化財グループ 是田 敦氏による調査指導。

H月 9日 (月 )晴れ   作業員 9人役。調査 1区中央の石垣調査。

10日 (火)少雨    作業員7.5人役。調査 2区炭窯跡の焚口付近をサブ トレンチ調査。

12日 (木)曇 り    作業員7.5人役。炭窯内全掘。北東側煙道上面に円形の煙口が残存。

20日 (金)曇 り    作業員 2人役。炭窯跡撮影。煙道及び暗渠の確認調査。 1区鉄塊系

遺物サンプリング。

24日 (火)曇 り    作業員 2人役。炭窯内、壁面・煙道 。暗渠調査。暗渠施設を確認。

26日 (木)晴れ    作業員 1人役。炭窯跡 等実測。

27日 (金)曇 り   作業員 1人役。炭窯跡 等実測。

30日 (月 )晴れ    作業員 2人役。炭窯跡 等実測。炭窯跡再度の撮影。

12月 8日 (火)晴れ    作業員 2人役。調査区片付け。

●「室原山 2号遺跡」発掘調査は、平成22年 10月 1日～平成23年 3月 H日 まで実施した。

調 査 主 体    邑南町教育委員会

調  査  員    角矢 永嗣  邑南町教育委員会 生涯学習課 文化財係長

調 査 指 導    島根県教育庁 文化財課 (松尾充晶 管理指導スタッフ文化財保護主任)

古瀬 清秀  広島大学大学院 文学研究科教授 (文学 。考古学研究室)

/たたら研究会会長

竹広 文明  広島大学大学院文学研究科准教授 (文学・考古学研究室)

角田 徳幸  島根県教育庁 文化財課 古代文化センター 専門研究員

(兼)古代出雲歴史博物館 交流・普及グループ専門学芸員

吉川  正  邑南町文化財保護審議会 副会長

事  務  局    土居 達也  邑南町教育委員会 教育長

森岡 弘典  邑南町教育委員会 生涯学習課長

角矢 永嗣  邑南町教育委員会 生涯学習課 文化財係長

調 査 協 力    佐々木 義彦 邑南町教育委員会 生涯学習課 日和公民館主事

発 掘 作 業    荒瀬竜一 。天野光豊・石原八重美 。一田貴代子 。今田一則・岩根久枝・

上田 求・漆谷幹男 。大谷 学・奥野恭助・黒田政男・白須オ トメ・

白須静男 。田原正信・寺脇嘉―・中桐信枝・藤森スズエ・水野サナヨ・

日野出照男 。平佐圭司・湯川 賞

整 理 作 業    市山 員由美 邑南町教育委員会 生涯学習課 臨時職員

調査日誌抄録

2010年 (平成22年)

10月 1日 (金)晴れ    作業員 19.5人役。草刈。枝木の除去。調査区の設定と掃除。

6日 (水)晴れ    作業員 19.5人役。調査A区 (製鉄遺跡)の トレンチ調査。B区 (A区

東側平坦面)の掘削痕のある遺構及び炭窯跡の調査。炭窯前庭部よ
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り錬鉄出土。

7日 (木)晴れ   作業員20人役。掘削痕のある遺構の前庭部から鉛製の弾 ?及び近

現代の陶磁器出土。

12日 (火)晴れ    作業員19人役。掘削痕のある遺構調査。炭窯跡の半裁。

13日 (水)晴れ    作業員13人役(2班に分け実施)。 炭窯内煙道 3本。石材の使用無し。

14日 (木)晴れ    作業員 12人役。B区炭窯跡撮影。掘削痕遺構のサブ トレンチ。A区

掘削。  ´

15日 (金)晴れ    作業員8.5人役。B区平坦面の石列状の割石群の調査。炭窯跡暗渠

無し。

18日 (月 )晴れ    作業員 10人役。A区製鉄遺構の背後山側に平坦面を確認。

19日 (火)晴れ   作業員 11.5人役。B区炭窯撮影。掘削痕のある遺構の撮影。

20日 (水)晴れ    作業員H人役。製鉄遺構のあるA区の掘削。

21日 (本)曇 り    作業員H.5人役。A区製鉄遺構の背後山側に半円形の平坦面を確認。

22日 (金)曇 り    作業員 11.5人役。L字型にカットされた製鉄遺構山側に土坑確認。

28日 (木)曇 り    作業員 13人役。製鉄遺構面の掘削。

29日 (金)晴れ    作業員 12人役。B区割石群の接合を試みるが不可能。A区製鉄遺構

の南西側で玉砂利×2点出土。

H月 2日 (火)曇 り    作業員95人役。A区製鉄遺構の床面や溝を検出。玉砂利も出土。

3日 (水)晴れ   作業員 3人役。製鉄遺跡中央に本床状遺構及び山側に小舟状遺構を

検出。

4日 (木)晴れ   作業員12人役。A区の掘削。

5日 (金)晴れ    作業員9.5人役。A区土層断面図の実測。

8日 (月 )晴れ    作業員 9人役。A区山側の上層堆積確認用の畔の除去。

11日 (木)曇 り    作業員6.5人役。製鉄遺構の掘削、調査。

12日 (金)晴れ    作業員H人役。製鉄遺構の掘削、調査。吉川氏調査指導。

16日 (火)曇 り   作業員8.5人役。輪座という説もある台状の遺構と、 4本のピット

を検出。台状の遺構が後付けの遺構であったことから、指摘を受け

るまで気が付かず約半分を掘削除去してしまった。

17日 (水)曇 り    作業員H人役。製鉄遺構の掘削、調査。吉川氏調査指導。

18日 (木)晴れ    作業員 8人役。A区掘削調査。

19日 (金)晴れ    作業員H人役。A区調査。

20日 (土)晴れ    作業員 1人役。A区製鉄遺構実測。

21日 (日 )晴れ    作業員 2人役。小舟状遺構 。本床状遺構の調査。

22日 (月 )曇 り    作業員 9人役。小舟状遺構 。本床状遺構の調査。

23日 (火)曇 り    作業員 2人役。小舟状遺構 。本床状遺構の調査。

24日 (水)晴れ   作業員35人役。小舟状遺構・本床状遺構の調査。

25日 (木)曇 り    作業員4.5人役。小舟状遺構 。本床状遺構の調査。
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26日 (金)曇 り    作業員 10人役。本床状遺構谷 (南)側の小舟状遺構の有無確認調査。

29日 (月 )晴れ    作業員 8人役。角田徳幸 島根県古代文化センター専門研究員調査

指導。

30日 (火)晴れ    作業員 10.5人役。本床状遺構内の調査 等。

12月 1日 (水)晴れ   作業員 10人役。製鉄遺構調査及びA区東側の鉄滓の堆積状況調査。

2日 (木)曇 り    作業員H人役。A区と接する東側平坦面の調査。玉砂利出土。

6日 (月 )晴れ   作業員8.5人役。A区の精査。

8日 (水)曇 り    作業員H人役。製鉄遺構東側の調査。

10日 (金)晴れ    作業員 7人役。製鉄遺構の炭化物のサンプリング。

14日 (火)曇 り    作業員 2人役。製鉄遺構東側の小さな土坑群の調査。

15日 (水)曇 り    作業員 1.5人役。製鉄遺構東側の調査。

19日 (日 )晴れ   作業員25人役。現地説明会。

20日 (月 )晴れ    作業員 6人役。製鉄遺構東側の調査。

21日 (火)少雨    作業員12人役。製鉄遺構東側の調査。

23日 (木)晴れ    作業員9.5人役。製鉄遺構及び背後山側の平坦面の調査。撮影。

24日 (金)晴後雪   作業員 4人役。古瀬清秀 広島大学大学院教授等よる調査指導。

20H年 (平成23年 )

3月 5日 (土)晴れ    作業員 9人役。除雪。遺構の掃除。調査再開。

6日 (日 )曇 り後雨  作業員 3人役。製鉄遺構の調査。

7日 (月 )曇 り    作業員 3人役。製鉄遺構東側の調査。

8日 (火)曇 り    作業員 1人役。製鉄遺構の撮影 他。

9日 (水)曇 り    作業員 1人役。製鉄遺構東側の実測。

H日 (金)晴れ    作業員 3人役。製鉄遺構東側の実測と片付け。

0「室原山 3号遺跡」「浜田二次往還」発掘調査は、平成23年 6月 23日～同年 8月 17日 まで実施した。

調 査 主 体    邑南町教育委員会

調  査  員    佐々木 義彦 邑南町教育委員会 生涯学習課 文化財係 主任主事

調 査 指 導    島根県教育庁 文化財課

吉川  正  邑南町文化財保護審議会 副会長

事  務  局    土居 達也  邑南町教育委員会 教育長

森岡 弘典  邑南町教育委員会 生涯学習課長

角矢 永嗣  邑南町教育委員会 生涯学習課 文化財係長

佐々木 義彦 邑南町教育委員会 生涯学習課 文化財係 主任主事

発 掘 作 業    石原八重美 。今田一則・川本幸男・白須静男・洲濱 実・田桑俊二・

田辺准也 。田辺直樹・寺本米男・土佐英男・中桐信枝 。平佐圭司・

藤森スズエ・吉川早苗・揚川 賞

整 理 作 業    市山 員由美 邑南町教育委員会 生涯学習課 臨時職員
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調査日誌抄録「浜田二次往還」

20H年 (平成23年)

6月 23日 (木)晴れ

24日 (金)晴れ

28日 (火)晴後雨

29日 (水)晴れ

30日 (木)曇 り

7月 5日 (火)晴れ

8日 (金)晴れ

H日 (月 )晴れ

12日 (火)晴れ

15日 (金)晴れ

調査日誌抄録「室原山 3号遺跡」

7月 22日 (金)曇 り

26日 0()曇 り

28日 (木)晴れ

8月 8日 (月 )曇 り

10日 (水)晴れ

8月 11日 (木)曇 り

12日 (金)曇 り

17日 (水)晴れ

作業員 7人役。本日より発掘作業を開始する。

作業員13人役。往還の北東側斜面にスラグの堆積を確認する。

作業員6.5人役。除草作業終了後、 トレンチ調査を開始する。

作業員 125人役。土層の堆積状況確認のため、一部 トレンチを拡

張する。  ´

作業員11人役。完掘した第 2ト レンチのセクションを実測する。

吉川 正氏 現地調査指導のため来訪。

作業員H5人役。すべての トレンチを完掘。

作業員 11.5人 役。炭窯のおおまかな築造年代特定のため試掘を開

始する。

作業員9.75人役。吉川 正氏現地調査指導のため来訪。

作業員H人役。往還の各 トレンチ・石組み遺構の平板測量を実施し、

浜田二次往還の調査を終了する。

作業員 105人役。試掘中の炭窯の焚田部分の外側から新たな炭窯

の壁と思われる部分が発見された。

作業員 12.5人役。現在発見 している炭窯の南側に隣接 して新たな

炭窯の存在を確認した。

作業員 10.5人役。木の根を除去するなど、調査の下準備を行う。

作業員7.5人役。半裁が完了した第 1炭窯のセクションを実測する。

作業員 8人役。第 1炭窯のセクションベル ト除去作業を開始すると

ともに、半裁の完了した第 2炭窯のセクションを実測する。

作業員9.5人役。第 2炭窯のセクションベル ト除去作業を開始する。

作業員10人役。第 1・第 2炭窯のセクションベル ト除去作業が終了。

作業員 4人役。第 1・ 第 2炭窯の平面図を平板実測し、現場での調

査を終了する。

上記 5遺跡の発掘調査にあたり、次の方々にご協力及びご指導、助言をいただいた。〔敬称略・順不同〕

土地所有者 。(独)森林総合研究所 森林農地整備センター 邑智西部建設事務所・中野中央自治会・

(有)左右田建設 。(有)和田組・中野公民館 。日和公民館・ 日和小学校・溝辺浩二・青木 茂・島

田隆文 。嘉野徳男・古瀬清秀 。竹広文明・広島大学大学院文学研究科考古学教室・吉川 正 。森岡

弘典・角田徳幸・是田 敦・松尾充晶・梅木茂雄 。邑南町文化財保護審議会・預1地技研 (株)。 (株 )

九州テクノリサーチ 鈴木瑞穂・(株)地球科学研究所・法吉データ 時枝克安・ジオクロノロジージャ

パン (株 )。 柏村印刷 (株 )

-7-



Ⅱ.遺跡の位置と環境

島根県邑智郡邑南町は、島根県のほぼ中央部の邑智郡南部に位置する。南西には中国脊梁山地が

連なり、山地を境として広島県と接している。平成16年 10月 1日 に羽須美村、瑞穂町、石見町が合

併 し新たに誕生した町で、町域の東側が旧羽須美村、中央部が旧瑞穂町、西側が旧石見町である。

余勢野原遺跡は邑南町石見地域 (旧石見町)中野地区に所在し、昭和49(1974)年 から翌年にかけ

て町民総合グラウンド建設が行われた際には、多量の上器が発見された。発見された遺物は、弥生

時代後期の上器を中心としながら、弥生時代前・中期の上器も含まれていた。

室原山 1～ 3号遺跡及び浜田二次往還は邑南町石見地域 (旧石見町)日和地区に所在し、日和公

民館から北西方向へ約2.2kmの 江津市桜江町境に位置する。

日和地区は石見地域の北西部に位置し、京太郎山 (826.9m)、 日野城山 (716.4m)、 帆柱山 (593.lm)、

鳶ノ子山 (584.3m)に囲まれた盆地状の地形が広がってお り、中心部の標高は約330mで ある。地

区内のほぼ中央部を日和川が西流しており、日和地区から江津市桜江町に渡って所在する島根県立

自然公園の千丈渓を経て江の川支流の人戸川に合流する。

邑南町では約950ヶ所以上の遺跡が確認されている。そのうち約200ヶ 所以上が石見地域に所在し

ている。

石見地域における遺跡の本格的な分布・発掘調査は、昭和31(1956)年 邑智郡内小学校に教員とし

て赴任された故門脇俊彦氏を中心に実施した調査活動である。その後昭和40年代初め頃から石見町

誌の編纂が始まり、古代史を担当した吉川正氏 (邑南町文化財保護審議会副会長)に よる分布調査

へと引き継がれていった。吉川氏は地域内全域を踏査され、その成果に立って石見地域の古代史を

記述している。しかし、石見町誌にも「現にこれから石見町の古代史を解明しようとしても、近世

の鉄穴流しによって大部分の遺跡が破壊されていて、的確な叙述が困難な状態である。」との記述

があるように、たたら製鉄業が盛んだった矢上地区等では古代から中世の遺跡が壊滅的な状態であ

る。また、詳細な分布調査は矢上 。中野地区において平成2(1990)年 及び平成3(1991)年 に行われ

ただけで、未だ地区全体にまでは及んでおらず、課題が残っている。

石見地域の遺跡分布状況

は、道路新設や土地区画整

備事業などの開発により不

確定な部分を残す ものの、

概ね矢上 。中野地区を含む

於保知盆地を中心に同心円

状に広がっている。

0            10km

第 1図 邑南町域と中野 余勢野原遺跡 。日和 室原山遺跡等 位置図
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石見地域内で旧石器時代の遺跡は未発見であるが、瑞穂地域高原地区で前期旧石器の横道遺が
3上

坂根谷遺跡・
°
や同市木地区で後期旧石器の堀田上遺跡

(7)が
発見されたことなどから、石見地域内

で旧石器時代の追跡が発見される可能性があるといえる。

縄文時代の遺跡もほとんど不明の状態にある。わずかに日貫地区出上の草創期の尖頭器があり、

矢上・井原地域ではこの時代の磨製石器が採取されている。また、井原地区にある断魚渓の渓谷に

臨む小平地 (築廻遺跡)か らは縄文後期の異形壺型土器が出上しているので、縄文時代の遺跡は存

在するものと思われる。         ′

弥生時代になると、お保知盆地のほぼ中央を東流する濁川両岸の河岸段丘上にいくつかの遺跡が

現れている。中野地区余勢の原遺跡では前期から中期前半の上器が出土している。中期前半の遺跡

は、島根県西部では余 り例が無 く、この遺跡の存在意義は小さくないと言える。他には中野地区で

は名古山遺跡、森の下遺跡、松山遺跡、和泉原遺跡等で弥生土器が採集されている。名子山遺跡で

はV字溝の存在が確認されており、比較的規模の大きな集落が営まれていたものと思われる。同じ

く中野地区の仮屋遺跡は大正 3年に銅鐸 2個 (扁平針式と突線錘 I式)の出土で知られる。平成元

(1989)年 に再発掘が行われ、銅鐸の埋納坑が検出された。井原地区では天蔵寺・寺の前遺跡
⑫で

円形プランの中期住居跡が発見され、この遺跡からlkm下流の岩風呂遺跡からは太型蛤刃石斧の

出土が伝えられている。中山丘陵の最北端にある清源那遺跡
②では斜面に営まれた後期の住居跡

が検出された。こうした事実は、井原川沿いに複数の弥生集落があったことを示している。日貫地

区では農村環境改善センター建設に伴う緊急調査で発見された湯谷悪谷遺跡が注目される。この遺

跡は、日貫盆地を見下ろす高台に営まれた後期の集落跡で竪穴住居跡数棟 と土坑墓が検出された。

その中で大型の住居址の覆土からは砂鉄系製錬津が検出され、町内の古代製鉄の発生は弥生時代末

期に遡ることが推定され、関心を呼んでいる。

古墳時代に入ると遺跡の数は急増する。中野・井原地区の境をなす中山丘陵上には弥生時代後期

から古墳時代後期にかけて多数の墳墓 。古墳 (総数約130基)が営まれているQ2と
墳墓 。古墳群は

尾根単位にAか らFの 6区 に分かれ、その中でB-1号墳は小規模な前方後円墳で主体部の箱型石

棺からは方型板皮綴短甲と鉄剣・鉄斧等が出土している。付近には弥生時代末期の低墳丘墓があり、

当地における支配層の形成について示唆するところがある。またD区の16号墳 も小規模な前方後円

墳であることが判明している。さらにD区の一古墳から櫛歯文鏡が出上していたことも確認された。

このように中山墳墓群は中野・井原地区における弥生時代から古墳時代の動向を物語る貴重な遺跡

であると同時に島根県西部山間部の同時期の様子を知る上でも看過できない遺跡といえる。

尾根上に営まれた古墳群としては中野地区の賀茂神社背後の丘陵上にある賀茂山古墳群があり、

皆井田地区の丘陵上にある実藤古墳からは鉄製鋤・鍬先が出土し、下茅場地区では台地縁に位置す

る下川原古墳からは大型の袋状鉄斧が発見された。これらの諸古墳はいずれも横穴式石室が採用さ

れる以前のもので、その分布から盆地内各所に古墳時代前半期の集落が存在 したことがうかがえよ

う。事実、矢上地区では霧の湯温泉建設の際に丘陵の急斜面から古式土師器が採集されている。付

近に集落が存在 したことを示す事実と思われる。

古墳時代後期になると町域のあちこちに横穴式石室をもつ古墳が築造されている。中野地区の割

田古墳は山麓斜面に造られた円墳で、長さ7m、 無袖式の比較的大型の石室が内蔵され、須恵器と
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土師器の副葬が認められている(県指定)。 このほかに中野地区には段原古墳群や仮屋古墳群といっ

た横穴式石室をもつ小規模な古墳群が存在する。同様に矢上地区には馬具等が出土した塔の本古墳

や後原古墳、金田山古墳が知られ、井原地区では庄塚古墳、日和地区では城の前古墳、大畑古墳等

が存在する。これらの古墳は横穴式石室を有し、須恵器を副葬する点で共通性があり、その分布も

石見地域全体に行き渡っていることから古墳時代後期には町内に広 く集落の営まれたことが推定で

きる。また、下川原遺跡と湯谷悪谷遺跡では横穴墓も発見され、前者では矢筒の一部が出上して注

目された。異色の遺跡として挙げるべきは矢上地区の落子遺跡である。この遺跡は濁川左岸の丘陵

斜面にあり、多数の土師器・須恵器と手捏土器や滑石製模造品が掘 り出されており、古墳時代の祭

祀遺跡として貴重な存在といえる。

奈良 。平安時代の遺跡としては円面硯出上の中野地区池ノ尻遺跡がまず挙げられる。濁川左岸の

低地に立地する遺跡で、その性格が問題となろう。井原川沿いに位置する天蔵寺・寺の前遺跡は奈

良時代を中心とする集落遺跡で竪穴住居跡や大型の掘立柱建物群が検出されている。他にも濁川・

井原川沿いの低段丘面では奈良時代前後の須恵器片が採集された遺跡も多く、今後、古代集落遺跡

の発見例が増加することは十分予測されるところである。例えば、井原地区の大地ノ元遺跡
骸9で

は斜面に営まれた小規模な竪穴住居跡 5棟からなる集落跡が発見されているが、こうした小集落が

盆地のあちこちに存在したのであろう。近接する浜田市旭町重富遺跡でも奈良時代前後の集落跡が

発見されており、この時代に中山間地の開発が大いに進んだものと思われる。

中世以降の遺跡としては、山城跡、製鉄遺跡などが確認されている。山城跡の立地は、概ね尾根

を削平して郭を形成する。代表的な例として井原地区の稲積城跡、雲井城跡、中野地区の源太ヶ城

跡、余勢城跡、日和地区の日和城跡
(蒟)が

挙げられる。天蔵寺・寺の前遺跡からは中世の遺物が多

く出土し、その中には輸入陶磁器や風字硯が含まれていて、ここに中世土豪の館的集落が存在し

たことを伺わせている。今後、こうした集落遺跡と山城跡をセットで捉えていくことが必要であろ

う。

町内には至る所に製鉄遺跡が残されている。その多くは斜面を「L」字型に削平して平坦面を築き、

そこに製錬炉を構築するものである。その他にも鉄穴流しに関する溝が見られる遺跡もある。こう

した製鉄遺跡は古代末から中 。近世に営まれたものであり、一部近代に操業されたたたら跡も存在

している。日貫地区で発見された福原たたら跡は上下 2段に6基の小舟を築いた大規模な床釣り構

造をもつ高殿たたらで江戸時代中頃のものと推定されている。また、先述したように、盆地北西部

の山丘は砂鉄採取の鉄穴流しによる地形変化が著しく、原始 。古代から中世の遺跡は相当数失われ

たことが考えられるところである。こうした事情は、いずれにしても、当地が島根県西部を代表す

る鉄生産地であったことを物語るものに他ならない。
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第2図 余勢野原遺跡 周辺遺跡分布図 (1:25000)

陥 遺 跡 名 No 遺 跡 名 配 遺 跡 名 No 遺 跡 名
1 余勢野原遺跡 18 和泉原遺跡

０
∪ 岩風呂遺跡 52 萩原横手二号炉跡

９
」

平成20・ 21年度余勢野

原遺跡範囲確認調査区
19 片田遺跡 36 庄塚古墳 つ

０
貞
υ 田の迫領跡

3 余勢城跡 20 鳥居の段二号遺跡 37 賀茂山古墳群 54 田ノ迫原遺跡
余勢遺跡 ９

， 鳥居の段一号遺跡 38 源太ケ城跡 55 萩原横手一号領跡
5 坂木屋遺跡 22 下川原遺跡 39 中原遺跡 56 大元迫遺跡

6 松山遺跡 23 行弘遺跡 40 ドウショウ坂古墓群 仮屋古墳群

7 松山上遺跡 24 神田遺跡 41 ドウショウ坂遺跡 58 大元迫領跡
8 高野屋遺跡 25 茅場谷遺跡 42 旦原二号遺跡 59 槙ケ迫遺跡
9 森ノ下遺跡 26 前竹古墳 つ

０ 嫁が渕奥一号炉跡 60 槙ケ迫上遺跡
10 名子山遺跡 27 茅場B遺跡 旦原一号遺跡 61 小松屋遺跡

郡山遺跡 28 中山古墳群 45 反原遺跡 つ
る

会
υ 風呂ケ谷遺跡

９

一 郡山B地点遺跡 29 稲積城跡 46 左山遺跡 63 高鉄穴下炉跡
つ
０ 吾J田遺跡 30 平城跡 47 左山古墓 64 重屋炉跡

14 割田古墳 つ
０ 西野原遺跡 48 仮屋銅鐸出土地 65 門谷餌跡

落子遺跡 ９
一

０
∪ 清源那遺跡 49 段原古墳群 66 矢渕領跡

16 郡山C地点遺跡
つ
∪

０
０ 大地ノ元遺跡 50 仮屋第一古墓 67 浜田二次往還

17 部山城跡 34 実藤古墳 仮屋第二古墓 68 東明寺城跡

第 1表 余勢野原遺跡 周辺遺跡一覧表

-11-



A-59Э 〕

に  繊柱W

ど
こ

専

以
ζ§

!

'359       1

~   
駐    α                                l

第3図 室原山遺跡等 周辺遺跡分布図 (1:25000)

第 2表 室原山遺跡等 周辺遺跡一覧表

No 遺  跡  名 内   容 備   考

l 室原山 1号遺跡 近世～近世の製鉄遺跡か/近代の炭窯跡×1 多量の鉄滓堆積も遺構所在は不明
2 室原 山 2号遠跡 中世の製鉄遺跡× 1/近代の炭窯跡× 1 小舟状遺構が 1本/遺構内外から玉砂利

3 浜田二次往還と調査区 近世の街道跡 明確な遺構は認められず

4 室原山 3号遺跡 中世の炭窯跡×2/中世の製鉄遺跡× 1 製鉄遺構は盛土保存可能で調査なし

5 (仮称)室原山4号遺跡 製鉄遺跡 一部残存も詳細不明/室原 I領跡か

6 (仮称)室原山 5号遺跡 中世の製鉄遺跡× 1 残存状況良好

7 室原 Ⅱ炉跡 近世～近代の製鉄遺跡 × 1 小丹と考えられる石材が一部露出

8 奥谷遺跡 教布地/窯跡か/6世紀末～ 7世紀の須恵器

9 絹田遺跡 散布地/8世紀終り頃～10世紀頃の須恵器 回転糸切痕の須恵器好
10 城ケ前城跡 山城/郭・堀切・堅堀 城ノ前城

城ノ前古墳 横穴式石室/須恵器 消滅
９

， 中日和瓦窯跡 瓦窯跡 消滅
つ
０ 大畑古墳群 2基/横穴式石室/直刀・須恵器 消滅

14 大畑遺跡 竪穴住居× 1/土師器・須恵器 消滅

15 日の城炉跡 製鉄遺跡 金屋子神社
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Ⅲ.調査の概要と出土遺物

1.余勢野原遺跡

平成20年度調査の概要 (範囲確認調査)(第 1・ 2・ 4・ 5図/第 呵表/図版 la.～ 2c.)

余勢野原遺跡は邑南町中野地区の、矢上川と支流の小原迫川が合流する地点西側の河岸段丘上に

あって、矢上川の流域では最も平地が広が り、南向きの好所に所在 している。

今回の発掘調査では、区画整理予定地内の道路開設部分を対象として調査区を設定、掘 り下げを

行った。

調査区は、回場整備された場所であったため、まず厚さ15cm程度の耕作土 (表土)を重機を用い

て除いた。除去すると調査区西側の比較的比高が高い部分で礫混 じりの自然堆積土が検出され、調

査区グラウンド付近からは無遺物層である青灰色粘質土層や、砂礫層を検出した。このことから調

査区西側部分は深い谷の一部と考えられ、土砂の流れ込みが多い部分であることが想定できた。断

ち割 りによる下層確認でも遺構及び遺物は出土しなかったため、グラウンド周辺について主に調査

を行うこととなった。

調査区内には、回場整備時に設けられた排水溝及び排水用の土管を、表土から約 lm下 に東西方

向に検出した。この排水溝を掘 り下げたところ、さらに15cm～20cm下 に南北に排水溝及び排水用

の上管を検出した。土層を確認した結果、灰白色砂質土層が流水により堆積 した面であることが考

えられ、この面より上面から排水溝が検出されたことから、このつF水溝及び土管は昭和30年代の圃

場整備時に設けられたものと推定できる。

耕作土は弥生土器片等を包含 していたものの、数も少なく何れも小片で、摩減が顕著であり、比

較的比高部分から周辺の遺物包含層が削平され流れ込んだ物と判断した。

耕作土の下では、灰色粘質土層を検出した。層中から遺物はほとんど出土していない。また、層

の上面に所々畦状に若干高まりがあることから、水田の床土と判断した。この面を堀 り込む形で、

南北方向に現在の畦状の石組護岸が検出され、中から近世の染め付け等が出上したが、同じ層から

野球ボール等も出上したため、染め付け等は流れ込みによるものと判断した。

灰色粘質上の次層では、茶褐色粘質上、灰白色砂質土などが部分的に検出された。遺物としては

平安時代の須恵器片が確認されている。これは東向きに傾斜 した地形を、水田構築時に水平にした

ことによって、遺物包含層などが削平されたのであろうと判断した。次層の黒褐色粘質土でも遺物

が全く確認されなかった。

これらのことから、今回発掘調査した区域では余勢野原遺跡の広がりは確認できなかった。
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平成21年度調査の概要 (範囲確認調査)(第 1・ 2・ 4～ 8図/第 1,3表/図版3a.～ 5c.)

前年度と同様、余勢野原遺跡の範囲を確認、また本調査範囲の絞り込みを行うため、区画整理 (圃

場整備)予定地内の内、砂利舗装 (道路)予定地及び水路設置予定地を基準に、計11ケ所のトレン

チを設定し調査を実施した。

まず、 トレンチの設定前に耕作土を除去、その後に踏査を行ったところ、土師質の土器片や、貿

易陶磁器、古銭、鉄津、肥前系陶磁器などの表採があった (第 7図・第3表)。

調査区の南西側には、戦国時代、尼子氏に仕えた多胡氏の築城と伝える「余勢城跡」 (第 2図 -3)

が所在。また、地元の方から、本調査区の水田一帯については、もと沼地であったとの伝承がある

と伺った。

トレンチは、圃場整備予定地全体の状況を把握するため、前年度調査区域を除いた区域において、

出来るだけ広い範囲に設定するように心がけた。掘削作業を進めると、濁川 (矢上川)に近づく南

東側については、一人では抱えられないほどの重さの川原石が多数出土した。これらの川原石の出

土状況に人為的な要素は感じられなかった。最も濁川に近いトレンチ10で は掘削した最下層からか

なりの湧水があった。

11ケ 所全てのトレンチから検出した第 3層の黒色粘質土層において、最も西側に位置し山側に近

いトレンチ5(T-5)か ら、摩耗しケズリ調整等が不明の弥生土器底部片×1点 (第 7図 -1)

が出上したが、その他の土器の出土は無かった。 トレンチ 6・ ■ (T-6と 11は最終的に結合)、

及びトレンチ 7の第3層からは木材や木製品の類が出土した。しかし、先述の摩耗した土器片(1点 )

や木製品 (第 8図 。第3表)の形状からその時代を特定することは難しく判然としなかった。また、

本区画整理に伴う工事による遺構面へ影響はないとのことから、それ以上の調査は行わなかった。

以上のことから、前年度調査を含め、この区画整備 (圃場整備)予定地内に周知遺跡「余勢野原

遺跡」の広がりは認められない、あるいは本調査 (面での調査)の必要性はないものと判断した。
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第4図 余勢野原遺跡
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第 7図 出上場所 器 種

法量 単位 :伽

( )は復元による数値 種 別 備 考 時 期

(口径 ) (底経) 残 高

1 T-5 奏 7 弥生土器 底部片。第 3層 出土 弥 生

2 表 採 奏 須恵器 耕作土除去後の踏査 古墳～平安

表 採 不 6 土師質土器 カワラケ。回転糸切 り 中 世

4 表 採 郭 石見焼 カワラケ。回転糸切り 中 世

5 表 採 郭 9 土師質土器 カワラケ。底部調整不明 中 世

6 表 採 可男畜自 272 瓦質土器 外面に煤付着 中 世

7 表 採 碗 白磁器 中国製白磁玉縁碗Ⅳ類。 平安末～鎌倉

8 表 採 小皿 白磁器 中国製白磁。 鎌倉

9 表 採 貨 幣 直15 銅銭 長崎貿易銭「祥符元費」 万治 2(1659)

表 採 悟鉢 7 備前焼 青備前。櫛目8条 +α 。 中 世

表 採 指鉢 不 明 5 mlll厚 。赤褐色薄い釉薬 近世以降

2 表 採 /1ヽ 皿 磁器 (染付 ) 青花 ?見込に鳥文様 ? 中世又は近世

3 表 採 碗 磁器 (染付) 見込みに鳥文様 近 世

4 表 採 皿 磁器 (染付 ) 近 世

5 表 採 碗 磁器 (染付 ) 見込みに植物 (葉 )文様 近 世

表 採 碗 磁器 (染付 ) 見込みに五弁花文様 近 世

7 表 採 小鉢 磁器 (染付 ) 六角小鉢 ?緑色釉薬 近世以降

表 採 香炉 ? l■ 2 青白磁器 見込みは無釉 近世以降

表 採 奏 ? 鉢 ? 陶器 茶褐色の釉薬 近世以降

表 採 /」 Iヽlll? 陶器 見込みのみ緑灰色釉薬 近世以降

表 採 甕 石見焼 ? 一部にごく薄い透明?釉 近代以降

第 8図 出上場所 層位 種  別 長さ (cm) 幅 (cm) 厚み (cm) 時期

l T-6・ 11 3層 田下駄 ?用途不明 不 明

T-6・ 11 3層 田下駄 ?用途不明 ■7 不 明

T-6・ 11 3層 幅の細い板材。用途不明 不 明

T-6・ 11 3層 面のある棒状の木材。用途不明 527 不 明

5 T-6・ 11 3層 棒状の一部が羽根状。用途不明 不 明

6 T-6・ 11 3層 鋤の柄 ?棒状の木材。用途不明 不 明

7 T-6・ 11 3層 断面四角形の棒状の木材。用途不明 不 明

8 T-6。 11 3層 先を尖らせた杭状のもの。用途不明 不 明

9 T-6・ 11 3層 弧状の板材。用途不明 不 明

T-6・ 11 3層 板材。用途不明 不 明

第3表 余勢野原遺跡 出土遺物観察表
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2.室原山 1号遺跡 (第 1・ 3,9。 10図/第 2表/図版 6a.～ 9c.17a,17c.)

室原山1号遺跡は、特定地域整備事業邑智西部区域工事における邑南町日和と江津市桜江町小田を

結ぶ農林業用道路整備計画に伴う事前の分布調査 (踏査)に よって発見された。踏査により邑南町日

和 山ノ内地内において、鉄津の散布地を確認、そして鉄津の特徴や散布の量、立地状況などから、近

世以降の製鉄遺跡が所在するものと判断したものである。発掘調査は平成21年度に実施した。

調査 1区               ′

室原山 l号遺跡 (製鉄遺跡)の位置や範囲を確定するため、まず製鉄により排出される鉄淳が多

く散布している場所を中心に、遺跡の立地を想定しながらトレンチによる調査を実施した。

この トレンチ調査により2カ 所について石垣を確認、さらに鉄滓等が客土により相当量堆積 して

いることが判明したことから、本調査の範囲を定め、面での調査に移行した。

調査の結果、礎石のような石材が 2点出土したものの判然とせず遺構は検出できなかった。先に

確認していた 2カ 所の石垣についても、後世の水田化に伴い築かれたものであることが判明したこ

とから、当初想定していた製鉄炉を中心とする製鉄遺跡は、調査 1区外北側の場所 (農林業用道路

整備予定地外)に所在する、近代以降のものと思われる炭窯跡付近 (第 9図参照)において、近世

頃に操業していたのではないかと考えるに至った。よって調査 1区 は、室原山 1号遺跡の廃淳場が

後世の水田化に伴い削平・造成された場所であると判断した。

なお、調査 1区で出土した鉄淳の堆積が、周辺に所在する (仮称)室原山4号遺跡 (第 3図 -5

/第 2表 -5/室 原 I号炉跡か ?)、 または室原Ⅱ号領跡 (第 3図 -7/第 2表 -7)か らもたら

された可能性 も考えたが、 2つの遺跡から廃津場 (調査 1区 )ま での距離が近いようで遠いこと。

さらに2つ の遺跡共に調査 l区 まで鉄淳の散布が繁がっていないことから、やはり室原山 1号遺跡

は一つの製鉄遺跡として所在 していたものと思われる。

調査 1区から出上した鉄滓及び鉄塊系遺物については、金属学的な分析調査を実施した。(付編 1)

調査 2区

農林業用道路整備予定地内の炭窯跡 1基について発掘調査を実施した。遺構を上部から見ると栗

の実のような形状の燃焼室床面を持つ。明治時代から昭和30年代頃のいわゆる白炭を生産した窯跡

と考えられるが、将来的には貴重な生産遺跡となる可能性が高く、また、遺構の残存状況も良好で

あり、当地域の炭窯跡の情報蓄積のため事業主のご理解をいただき調査を実施した。

燃焼室 栗の実のような形状の床面を持つ炭窯は、前後に約 3m。 左右、奥壁部で3.lm。 窯中央で

約3.5mを掘削し窯の形に整形 した後、山石による壁面を築いていた。また、焚日から前庭部にか

け「ハ」の字状に石組みが成され、焚口部の強度を高めるなど丁寧な造 りである。窯内部の石材に

よる壁面はさらに、床面から約70～ 90cmの高さに粘土壁を厚み約15cm前後で築き、焼成して内部壁

としていた。

なお、窯内部中央の左右の壁面について、焼成された粘上による壁面を除去すると、約 1～ 1,2m

幅、高さ60cm前後については、石材による壁面を省略しており興味深かった。床面は、前後 (奥壁

から焚口)に約2.6mの 間が白灰褐色でガチガチに硬 く焼け締まってお り燃焼室の範囲と考えられ

る。奥壁に向かって左右は約2,9mで あり、燃焼室は前後より左右に広い窯であることが判った。
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第9図 室原山 1号遺跡 遺構配置図

煙道 山側に向かって奥壁の中央に 1本 (第 1煙道)、 奥壁の左右に 1本ずつ計 2本 (第 2・ 第3

煙道)、 合計 3本設置。煙道入口にはいずれも歯石を設置し、煙道の奥壁以外は全て石積みであった。

第 2煙道では排煙口が確認できた。約10× 12cmの楕円形に黒く焼けた部分の中央に直径約 4 cmの 円

形の穴が貫通しており、煙道の構造からイメージしていた排煙口よりはるかに小さいことに驚いた。

暗渠 硬く締まった床面にサブトレンチを入れ、排水施設の有無等について確認したところ、奥壁

の中央第 1煙道の下から焚口に向かって暗渠を確認。また、第 2煙道から第3煙道の煙道入回の下

から奥壁に沿うように暗渠を検出した。船のイカリのような平面形をした暗渠施設には木炭が敷き

詰められ、また、山石の細片の混入も見られた。暗渠は焚口付近で曖味になっており、現代のU字

溝のような明確な排水設備とは違い、木炭を敷き詰める等、除湿対策的な施設であるという印象を

持った。

前庭部 左右に11.5m。 前後3.5～ 5m。 窯から掻き出した炭に灰 (オ バイ)を かけ強制的に消化さ

せ白炭にした作業場と考えた。裏付けるように炭化物の堆積を広 く検出した。

窯背後 山側をL字形にカットし、奥行約 2m、 左右に約8.5mの 弧状の平坦面を作っていた。屋根

の設置に関わる柱穴など遺構がないか精査したが不明であった。

その他 炭窯の外部西側には焼上の厚い堆積が見られた。甲天丼の構築や補修による堆積であるの

か、その理由は判らなかった。
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3.室原山2号遺跡

(第 1・ 3・ 11～ 16図/第 2・ 4表/カラー図版 la～2.b./図版10a.～ 16c.17b.18a.～ 18c.)

室原山2号遺跡は、1号遺跡と同様、事前の分布調査 (踏査)に よって発見のあった遺跡である。

踏査により邑南町日和 山ノ内の山中、山腹斜面に鉄津の堆積を発見、斜面を登ると山側をL字状に

カットした平坦面を確認した。町内外における中世以前の製鉄遺跡の発掘調査例の立地状況と酷似

していることから、中世の製鉄遺跡と判断した。製鉄炉が所在すると考えられる平坦面が工事予定

地内に所在してお り、設計変更等により回避できないことから、発掘調査を平成22年度に実施した。

遺跡は、江津市桜江町との市町境近 くに位置。山頂標高468mか ら派生する山林の中腹に立地し、

山腹斜面標高353mあ たりからL字形にカット、 5mほ ど下の標高約348mに、およそ東西方向に約

1lm、 南北方向に約 6mの平坦面を造 り、遺構を構築していた。

遺跡の東狽Iか ら南側へ向かって流れている谷川 (沢)は、江川水系人戸川支流日和川の支流、「鍛

冶屋谷川」の上流域にあたり、遺跡との比高約 5m。 ちなみに、山ノ内集落の遺跡に最も近い民家

の標高はおよそ300m。 なお、同遺跡周辺の道路整備工事に際し伐採された杉は、目視での年輪計

測で30年ほど前の植林と判断した。

遺跡周辺には、前年度に調査を実施した室原山 1号遺跡の他、室原第Ⅱ炉跡 (共 に19世紀の炉跡

と考えられる)や、新たに発見のあった中世の製鉄遺跡と考えられる (仮称)室原山 4・ 5遺跡が

所在 し、また、今回の道路整備と一部重なる近世街道「浜田三次往還」 (第 3図 。第 2表参照)は、

「鉄の道」とされ、江津市桜江町との市町境には「石打峠 (い しうちだお)」 がある。さらに桜江町

側では畑ヶ迫口製鉄遺跡 (邑南町上田所)と の共通性が認められる「道平 (み ちびら)遺跡」 (年

代測定調査で14世紀)が江津市教育委員会により調査されている。

調査A区 (製鉄遺構)

本床状遺構 製鉄炉の直下に構築されるもので、遺構の形状は両端がやや細 くなった笹の葉状をし

てお り、長さ444cm、 幅は上面で84cm、 底部で60cm、 深さは44cm、 底の端部はわずかながら舟底状

に立ち上がっていた (第 12・ 13図 )。 この本床状遺構について、後述する小舟状遺構 と共に断ち割

りその構造を調査 したところ、硬い地山を直接掘 り込み、それぞれの遺構を成形していることが判

明した。なお、本床状遺構の南 (谷)側の壁面等には修繕の痕跡が顕者に認められ、その際混入し

たと考えられる鉄津も確認した。また、本床状遺構内には粉炭ではなく黒墨色上が充填され (放射

性炭素年代測定時に判明)、 一部に上層からの土が混入していた。この上層からの混入土に玉砂利

が含まれていた (図版13b.)。 この本床状遺構内の堆積上の乱れについては、潜 り銑を探 した (採

取 した)痕跡という見解 もある。なお、製鉄炉は操業の度、鉄を取 り出すため取 り壊されるため、

詳細不明ながら長さ2m、 幅 lm、 高さlm程度の箱型炉と想定した。

小舟状遺構 通常、本床状遺構の長軸に平行して一対 (2本)配されるが、室原山 2号遺跡では、

なぜか山 (北 )側 に 1本のみ設置されていた (第 12・ 13図 )。 また、小舟状遺構の端部は、本床状

遺構の細 くなった両端に沿うようにカーブしていた。小舟状遺構内は空洞ではなく、炉壁や焼土な

ど乾燥 したものを充填 していた (図版12c.13a。 )。 なお、 1本の小舟状遺構が、同遺構の発展の一過

程を示すものであるのか、例えば、水はけの良い立地であるという構築者の判断による省略なのか
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第11図 室原山2号遺跡 遺構配置図 (1:200)



第12図 室原山2号遺跡 製鉄遺構実測図 (1:100)
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第 13図 室原山2号遺跡 製鉄遺構断面図 (1:60)
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第 14図 室原山2号遺跡 廃滓堆積状況 (1:60)

排滓湾内 褐色獣滓包合層

C

-29-



+ 断面A‐Ai

錬鉄 (害」鉄 )

凸
印

断面B―

「
  +

346.00m

+

+

+
+

+
罫
日
▼
∪
．

+

Ｌ
匿

+

ｂ
ｉｏ
旧
箋

+
」ム

+

+
+

第 15図 室原山2号遺跡 炭窯跡実測図

は不明であり、今後の検討を要し、また、類例の発見を待たなくてはならない課題であるが、たた

ら製鉄の発展やその遺構の変遷を考える上で、貴重な発見となった。

輪座 一説に輔 (製鉄炉に送風する装置)を設置したと考えられている台状の高まりで、操業時に

は製鉄炉を挟んで一対 (2基)あるものと想定。うち、製鉄炉の北 (山)側で検出。遺構として認

識する前に誤って一部を破壊してしまったことが悔やまれるが、残存状況としては良好な遺構で

あった。輔座と考えた台上の高まりの四隅には、輔を固定したと考えられる杭 (柱)穴を検出した。

復元するとlm× lm前後の方形で、高さ55cnほ どの台座となり、その上に差し輔が設置・固定さ

れたものと考えられる。第12図 Pぃ 1の上端直径25cm・ 下端直径16cm・ 深さは24cmほ ど。また、P-1

横で長さ27cm× 幅10cmほ どの九太状の炭化物が割れた状態で出土し、復元した直径から当初、なん

らかの原因で炭化した杭 (柱)ではないかと考えたが判然としなかった。P‐ 1横からは排水対策と

考えられるSD01が遺構の西方向に伸びていた。P-2は上端直径20cmで 、少し下部で15cm、 下端で

の直径は14cm。 深さは24cmほ どであった。このことから直径10～ 14cm程度の円形の杭 (柱)が使用

されたものと想像した。この輔座は、地山を削り出して整形したものではなく、粘質の上を掲き固
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第 16図 室原 山 2号遺跡 出土遺物 (1:3)(1:6)

第
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第 4表 室原山2号遺跡 出土遺物観察表

めて成形したものと思われ、後付けの台座であることが判明した。なお、製鉄炉の南 (谷)側につ

いては、P-5を 1カ 所確認したが、台座状の遺構は残存 しなかった。第12図 の被熱痕①②は、いわ

ゆる炉床築造の際の灰すらし作業による堆積と考えた。

輪操作場 輔座と想定した遺構の山 (北)狽Iの斜面に、約1.2m、 奥行き約 lmの楕円状の上坑 (SK01)

が掘 られていた。人ひとり入る程度の穴で、この中に輔を操作する作業者が入っていたと考えられ、

製鉄場の狭い作業空間を有効に使 う工夫がなされていることが見てとれる。また、土坑の底部の南

側、輔座に近い方は一段高くなってお り、輔を扱う作業者の踏ん張 りが効 くよう配慮された痕跡で

はないかと思われる。なお、土坑中より砂鉄が検出され、さらに土坑西側で切 られた溝から、砂鉄

が流れ落ちた状況で、玉砂利を包含 し出土している。土坑中からの玉砂利の出土はなかった。

玉砂利・砂鉄 製鉄遺構内外より、被熱の認められない 1～ 5 cm程度 (1.1～46.7g)の扁平で楕円

形の玉砂利合計68個 が、ばら撒かれた様な状況で出土。先述の輔操作場 と考えられる土坑 (SK01)

西側のP‐ 1やSD01付近では、意図的に流れされた状況の砂鉄と共に検出。砂鉄はSK01寄 りのSD02

からも採取されお り、いわゆる砂鉄置 き場 というイメージとは異なる印象を持った。玉砂利は本

床状遺構内にも混入していた。また、製鉄遺構の東側や、遺構背後の約 5m上のテラス状の平坦面

に築かれた弧状の遺構周辺、さらに遺構面から約 3m下の調査B区からも出土 している。SK01や

SD01付 近から採取 した砂鉄については、金属学的分析調査の結果、本製鉄遺跡の操業により砂鉄

製錬淳が生 じた時の原料砂鉄とは採取地や時期など、何 らかの違いがあった可能性が高いという(詳

細は付編 2)。 また、遺跡周辺に玉砂利を包含する地層がないこと。さらに流域河川を踏査 したと

ころ、人戸川下流域及び江川まで下らないと、今日において、出上したものと同様の玉砂利は確認
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できないことから、出土した玉砂利は、操業を止めた後に何 らかの信仰に基づく宗教的儀礼に伴い、

江川付近で採取され持ち込まれ、撒かれたものと想像 した。

製鉄遺構背後のテラス状遺構 製錬遺構の山側 (北側)を標高約355mの ところからL字状にカット

し、約353mの ところにおおよそ東西方向に約1lm、 南北方向に lm～ 2mほ ど幅で平坦面が造 られ

ていた。この平坦面の中に4m× 3m、 2m× 2m、 2m× 2mの計 3カ 所について平面が弧状の

遺構を検出した。付近から玉砂利が 4J点 出上 していることから、これらの遺構は操業時に存在 して

いたと考えている。しかし、遺構等からそれ以上の情報を得ることは出来ず用途不明の遺構である。

考古学的に証明できないが、近世 。近代の高殿たたらに見 られるような防火用の水桶が置かれた可

能性を考えた。いずれにせよ、製鉄遺構に付随する上屋 (屋根)の高さや構造を考える上で有益な

事例ではないかと思われる。

その他 製鉄遺構東側の山 (北)側に 5カ 所程度のサイズの異なる小さな土坑群を検出した。土坑

内からは、小さな鉄分を含む細片が橙色に錆びて膨 らんだ軟質の塊が出上したが、鉄塊系遺物 と言

えるものではないとのことであった。しかし、これらの土坑群は、産出した鉄塊等を小割して分類

するためのポケットではないかと考えた。第12図 のP-6は、小割場に伴うものではなく、上屋に関

係する柱があった可能性を考えた。なお、製鉄遺構東側からは、西側よりも多 くの木炭が出土 した

が、木炭置き場は不明。また、多 くはないがサンプリングできた木炭は主にコナラとのことである。

調査B区

石列状の割石 平坦面で検出した石列状の割石 (図版 15a。)は、当初中世の古墓の可能性 も考え調

査を始めたが、新 しい時代のものと判断し止めたものでる。12月 19日 に開催 した現地説明会の際、

日和 山ノ内集落の島田隆文氏より、決定的な情報をいただいた。昭和22年生まれの隆文氏が小学

校入学の頃、自宅敷地内に蔵が建ったが、その前年頃、親戚の石工により、この遺跡付近から切 り

出した岩石を、調査B区の場所で加工・処理され、自宅の石垣が築かれたと記憶されている。よって、

検出した割石は昭和27年頃の話ということが判明した。聞き取 り調査の重要性を改めて感 じた。

SX01 当初、中世の穴窯式炭窯跡を想定し調査を始めたが、粘土を採取した場所であるのか P炭

窯を構築しようとして止めた痕跡か P遺構の性格、時期共に不明の遺構である。平坦面からは近現

代の新しい遺物が少量出上したが、ただちに遺構の時期を決定するものではないと判断した。

炭窯跡 遺構を上部から見るとイチジクのような形状の燃焼室床面を持つ、明治時代から昭和30年

代頃の、いわゆる白炭を生産した窯跡と考えられるが、当地域の炭窯の情報蓄積のため、事業主の

ご理解をいただき調査を実施した。炭窯の入口から奥壁までが約 3m、 幅は2.25m。 煙道は3本設

置されているが、石組みによる壁や煙道入口に付 く歯石も省略されており、合理的で簡略化された

印象を受ける。煙道口部分の奥行きは約18cm、 奥側約22cm幅、手前約16cmの幅であった。煙道入口は、

23cm× 1lcm× 5.5cmの 板をあてて成形した後、取 り外すことにより開口部を作 り出していた。山側

の高さ残存部90cmが被熱していた。なお、炭窯のえをかき出す前庭部から、この炭窯の甲天丼の入

り口付近に芯 (鉄骨)と して活用した錬鉄 (割鉄・包丁鉄)が 1点出土した。

平坦面の調査 製鉄遺跡に付随する関連施設の所在する可能性を考え調査を実施したが、玉砂利の

散布はあったものの、遺構の検出は無かった。
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4.室原山3号遺跡の調査 (第 1・ 3・ 17～ 19図 /第 2表/図版19a～22c)

室原山 3号遺跡及び浜田三次往還調査区



室原山3号遺跡は、浜田三次往還発掘調査前の事前踏査により新たに発見された遺跡である。事

前踏査により申世の製鉄遺跡と思われる平坦面と、炭窯と思われる窪みが見つかった。このため、

事業主体である独立行政法人森林総合研究所邑智西部建設事業所と協議した結果、製鉄遺跡と思わ

れる平坦面の部分は盛上での保護が可能であるが、炭窯と思われる窪みは工事による破壊が不可避

であるという結論に達したため、破壊される炭窯の部分について調査することとした。

表面観察では詳細な築造年代が判別できなかったので、炭窯と思われる部分をトレンチ調査した。

その結果、中世から近世初期のものと思われる炭窯 2基を検出した。

調査の概要

a.第 1炭窯 (第 18図 )

2基検出したうち、北側の炭窯である。窯体の主軸はN-40° 一Eで、等高線に直行するように地

山をトンネル状に掘りぬいて作った穴窯式炭窯であると思われる。甲天丼は既に崩落していて、窯

の内部に堆積していた。

床面の形状は羽子板形を呈し、窯長は床面で3.4m、 幅は奥壁で1.7m、 焚口部の幅は23cmで ある。

排煙口は奥壁の中央部に、床面から10cmの部分にlヶ 所設けられており、隅には設けられてい

ない。煙道は、排煙口からやや左から右に向かって蛇行するように設置されている。排煙口の周辺

一―憔鋒連

KttGI卜や′ヽ

―
―
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E
寸

詈|

〇
∩

第 1炭窯 平面実測図及び断面図 (1:40)第 18図 室原山3号遺跡
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や煙道内部にはタールや煤状の炭化物が硬化して付着していた。

なお、この炭窯の年代を特定する遺物は出土しなかったが、床面から炭片を採取 したため、放射

性炭素年代測定を実施した。その結果、16世紀中頃から17世紀初頭頃の炭片であることが判明した。

炭窯内で採取 した炭片の木材は、ナラが多 く、ネジキとリョウブが少量確認された(Ъ )。

b.第 2炭窯 (第 19図 )

2基検出したうち、南側の炭窯である。窯体の主軸はN-6° ―Eで、地山をトンネル状に掘 りぬ

いて作った穴窯式炭窯であると思われる。甲天丼は既に崩落していて、窯の内部に堆積 していた。

床面の形状はばち形を呈 し、窯長は床面で3.5m、 幅は奥壁で2.3m、 焚口部の幅は42cmで ある。

排煙口は奥壁の中央部に、床面から15cmの部分に 1カ所設けられており、隅には設けられていない。

煙道は、排煙口からやや左に傾けて設置されている。排煙口の周辺や煙道内部にはタールや煤状の

炭化物が硬化 して付着している。

この炭窯の年代を特定する遺物は出土しなかったが、床面から炭片を採取したため、放射性炭素

年代測定を実施した。その結果、14世紀終盤から15世紀初頭頃の炭片であることが判明した。炭窯

内で採取した災片の木材は、マツのみであった(Ъ )。

2号炭窯のすぐ南側に中世の製鉄遺跡と思われる、東西約4.3m、 南北1.7mの細長い平坦面及び

それに伴う背後ピット (SK-01)と推測される遺構を確認していたが、盛土による保護が可能で

あるということで今回は調査しなかった。このため、この製鉄遺跡の大まかな性格を把握する目的

でスラグの採集を行い、分析調査を委託して実施した。

|、

Ш

SI琶
〇

0          2m

第 19図 室原山3号遺跡 第2炭窯 平面実測図及び断面図 (1:80)
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5.浜田二次往還 (第 1・ 3・ 17・ 20。 21図/第 2表/図版23a～ 25c)

浜田三次往還は邑南町日和地内山ノ内集落の、江津市と境を接する場所に位置している。浜田城

下から三次に至る江戸時代の街道であり、製鉄が盛んな土地を通る街道でもあることから、別名「鉄

の道」ともいわれる。今回、農林業用道路の建設により、街道の一部がほぼ恒久的な盛土により覆

われるので、盛土される部分について街道を横断する形で トレンチを3ケ 所設定し、調査を実施し

た。

調査の概要

調査前の往還道は長期間利用されていない様子でかなり荒れていたため、往還道の路面を覆って

いた雑草の除草作業から開始した。除草作業終了後、路面を観察すると路面の所々に石材が散見さ

れたため、石畳の存在も想定し往還道の路面を横断する形で トレンチを 3ヶ 所設定した。

地山までの深さは第 1ト レンチで104cm、 第 2ト レンチで150cm、 第 3ト レンチで104cm、 現在

露出している路面の幅は約2.lmで あった。

第2ト レンチの上層を観察すると、旧表土と思われる黄色土・茶褐色土層の上側に、黒褐色土層

を敷いたような跡が認められ、その上に往環道の路面が存在したと想定される。このトレンチを往

還道の南に隣接する小さな谷を横断する形で掘りぬいてみたが、往還道の路面として実際に使用さ

れたと思われる面は認められなかった。

369.60m
B'

第 2トレンチ

0        1m

第 20図 浜田二次往還 トレンチ断面図 (1:40)
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また、地元地権者によると、戦後造林 目的で軽 トラック等の車両が通れるように往還道の路面を

重機で削 り南に位置する谷を埋め、上が不足する場合には北側斜面を重機で削 り同様に埋めた(お )

とのことであった。

これらのことから、今回発掘調査した場所は浜田三次往還の路線内であるものの、後世の撹乱に

より実際に往還道として利用された路面は削られているため、現在は残存 していないものと思われ

る。

なお、この発掘調査に伴う遺物は、室原山3号遺跡から転落したものと思われる木呂穴のついた

炉壁片を1点採集した。この炉壁片は炉壁端部の一部であると思われる。

0                             20cm

第 21図 浜田三次往違 表採遺物実測図 (1:3)

-37-



Ⅳ.ま とめ

1,余勢野原遺跡

余勢野原遺跡に隣接 し、その広がりが考えられた区画整理余勢団地 (回場整備)予定地内の調査

について、踏査時に土師質土器や貿易陶磁器の細片等を採取したものの、遺跡の範囲を絞 り込み本

調査区を確定するため実施した トレンチ調査において、 トレンチ 5か ら摩耗した弥生土器底部× 1

点が出上した他は、 トレンチ 6・ 11及 び 7か ら時代不明の木材及び木製品の出土があった。しかし、

いずれも工事による遺構・遺物への影響はないとのことから、平成20。 21年度の調査結果を踏まえ、

回場整備予定地内に遺跡の広がりは認められない、あるいは、面での本調査の必要性は無いものと

判断し、それ以上の発掘調査は行わなかった。

2.室原山 1号遺跡

調査 1区 近世以降の製鉄遺跡として発見、想定をした調査であったが、18～ 19世紀のものと思わ

れる肥前系磁器の細片×1点の他は、多量の鉄津の堆積 と鉄塊系遺物。また、礎石を思わせる石材

2点の出上があったものの、製鉄関連遺跡と言える遺構の検出はなかった。よって調査 1区は、後

世の水田化に伴い客土・造成された場所で、室原山 1号遺跡の本体は、調査 1区外の北側に所在、

あるいは所在した遺跡と考えられる。なお、付近に後述の室原山 2・ 3号遺跡の他、室原Ⅱ号餌跡

や (仮称)室原山 4・ 5号遺跡。桜江町側では道平遺跡と、製鉄遺跡が集中しており、当地域周辺

においては、少なくとも中世以降、鉄生産が盛んであったことが裏付けられた。

調査 2区 19～ 20世紀の白炭を生産した炭窯跡と考えられる。暗渠の設置、石組みと粘土貼 りによ

る壁面の丁寧な造 り。計 3本の煙道や直径 4 cmほ どの排煙口も確認できるなど残存状態も良好で、

当地域の近代頃の炭窯跡として良い基礎資料となった。

3.室原山2号遺跡

調査 A区 製鉄遺跡の地下構造は、地面に小舟状遺構 と本床状遺構を直接溝状に掘 り分けるタイプ

のもので、広島県北広島町 (旧豊平町)の大矢製鉄遺跡や矢栗製鉄遺跡に類例 (調査例)があるも

のの、島根県の石見部では初例ではないかと思われる。また、小舟状遺構が 1本という前例のない

遺構であった。地下構造の変遷からのイメージとしては、全体として矢栗第 1号炉に近いが、 1本

の小舟状遺構は、笹の葉状の床状遺構に沿うようにカーブしていることるから、矢栗第 1号炉より

古いとされる大矢や矢栗第2号炉の小舟状遺構との共通性も考えられる。ただし、小舟状遺構が 1

本ということについては、Ⅲ章でも述べたが、地下構造の発展の一過程を示すものであるのか、省

略であるのかは今後の調査例の蓄積の中で判明するものと期待している。なお、地下構造の施設に

ついて、製錬遺構の山 (北)側にのみに小舟状遺構が設置されていることと、山側の排水溝 (SD01・

02)を合わせ考えると、小舟状遺構は湿気対策重視、本床状遺構は保温対策重視で設置されるもの

という印象をこの遺跡から強く受けた。操業年代は、考古学的年代を特定できる出土遺物がなく、

地下構造の変遷から13世紀頃と想定していた力ヽ この特異な製鉄遺跡の操業年代を絞り込むため、

以下の3種類の科学的年代測定調査を実施した。結果は次の表のとおりである (詳細は付編 3～ 5

のとおり)。 測定結果としては11世紀半ばから15世紀前半、平安後期から室町前期という時代幅が
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出た。この結果をどう評価し採用するかということについて検討が必要となった。

(※測定結果の数値を歴年代に換算 し記述)

付編 科学的年代測定 暦 年 代

3 放射性炭素 (14c)年 代測定
1290年～1440年 (確立95°/O)

1310年～1430年 (確立68%)
4 熱残留磁気年代測定 刊刊50寄三́ャ1200年

5
熟ルミネッセンス (TL法 )年代測定 予備測定結果を踏まえESR法 に変更

電子スピン共鳴 (ESR法)年代測定 1050寄 三́ャ1150年

製鉄遺跡を中心に周辺から検出した多数の玉砂利については、全体としてはばら撒かれたものと

いう印象を受けた。踏査結果から、江川付近まで下らないと採取できない円礫で、やはり持ち込ま

れたものであろう。被熱も認められず、製錬に必要なものとは考えにくい。また、本床状遺構への

流入土や、輔操作場と考える土坑西側に刻まれた溝から砂鉄と共に流された痕跡。さらに、玉砂利

と共に検出した砂鉄と製錬淳の金属学的調査による原料砂鉄の組成比較から、採取地や時期などに

何 らかの違いがあった可能性が高いとの報告もあり (付編 2)、 何 らかの信仰的祭礼が行われた可

能性を考えた。また砂鉄の違いから、製錬を行った集国と祭礼を行った者は、他者である可能性が

高いと思われる。

調査区 B区 白炭を生産した炭窯跡と思われる。計 3本の煙道を有するものの、歯石や窯の壁面を

含め石材を活用せず、煙道も木の板を型として成形しており、実に合理的な構築と思われた。室原

山 1号遺跡の炭窯跡より操業年代は新 しいのではないかという印象を持った。なお、前庭部から錬

鉄 (割鉄・包丁鉄)が出土、炭窯の甲天丼入口の鉄骨として活用したと考えられる。

4.室原山3号遺跡

この遺跡は、浜田三次往還発掘調査前に周辺踏査した際、発見された遺跡である。

調査 した炭窯 2基は隣接する形で検出された。いずれも穴窯式炭窯であり、等高線にほぼ直交す

るように築かれていた。年代が判明する遺物は出土しなかったが、炭窯内で出土した炭片を年代測

定した結果、 1号炭窯については16世紀中ごろから17世紀初めにかけて、 2号炭窯は14世紀終盤か

ら15世紀中ごろの炭片であった。このことから、 2基の炭窯はいずれも中世から近世の戊窯で、築

造の順番は2号炭窯が先、 1号炭窯が後であるものと推測される。

なお、土層観察の結果、 2基の炭窯に隣接する製鉄遺跡、 2号炭窯、 1号炭窯の順に築造されて

いるものと思われるが、製鉄遺跡は無護のため未調査であり、 2基の炭窯と製鉄遺跡との関連性は

不明である。

5.浜田二次往還

今回の邑南町日和地区における浜田三次往還発掘調査は、農林業用道路新設により消滅する部分

について実施した。

限られた範囲の調査で、また街道の路面が後世の撹乱により削 り取 られていたため、街道の構造

や規模を詳細に調査することはできなかった。

街道の跡を遺跡地図等でたどると、日和地区の山之内集落から明泉谷集落にかけて、路線の一部

は現在でも地区内外を結ぶ県道として使用されている。浜田三次往退が主要な街道であった当時、

日和地区住民の生活に欠かせない道としても使用されていたことが窺えるのではないだろうか。

-39-



余勢野原遺跡・室原山l号遺跡・室原山2号追跡・室原山3号遺跡・浜田三次往遠

発掘調査報告書 参考・31用文献 等
(註 )

(1)1972年 『石見町誌 上巻』石見町

(2)1982年 「室原第 1炉」「室原第2炉」『石見町生産遺跡分布調査 生産遺跡調査カード』石見町教育委員会

(3)1983年 『横道遺跡―詳細遺跡分布調査報告―』瑞穂町教育委員会

(4)1983年 『石見町の遺跡』石見町教育委員会

(5)1984年 『島根県生産遺跡分布調査報告書Ⅱ石見部製鉄遺跡』島根県教育委員会

(6)1989年 『月刊考古学ジャーナル 12月 号 特集・製鉄遺跡』ニュー・サイエンス社

(7)1991年 『堀田上遺跡 。今佐屋山遺跡・米屋山遺跡 (主要地方道浜田人重可部線特殊改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査

報告書)』 島根県教育委員会

(8)1991年 『石見町 町内遺跡詳細分布調査報告書 I一 石見町の遺跡 第二集―』石見町教育委員会

(9)1992年 「今佐屋山遺跡・小才遣跡」『中国横断自動車道広島浜田線建設予定地内埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅳ毬島根県

教育委員会

(10)1993年 『父ヶ平遺跡・中ノ原遺跡・タタラ山第 1・ 第2遺跡一製鉄遺跡の調査と記録一 (一般県道市木井原線道路改良

工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 I)』 島根県教育委員会

(■ )1993年 『中国地方製鉄遺跡の研究』広島大学文学部考古学研究室編/渓水社

(12)1994年 『中山古墳群―平成5年度実態調査概要報告書―』石見町教育委員会

(13)1995年 『今吉田若林追跡発掘調査報告書』広島県山県郡豊平町教育委員会

(14)1995年 『広島大学文学部考古学研究室開設30周年記念シンポジウム 製鉄と鍛冶―遺跡の構造と炉形を中心として一』

広島大学文学部考古学研究室

(15)1995年 1可瀬正利『たたら吹製鉄の技術と構造の考古学的研究』渓水社

(16)1996年 『日和城跡調査報告書』石見町教育委員会

(17)1996年 『季刊 考古学 第57号 特集 Vヽ ま、見えてきた中世の鉄』雄山閣出版

(18)1996年 『たたら研究 第36・ 37号』たたら研究会

(19)1996年 貞方 昇『中国地方における鉄穴流しによる地形環境変貌』渓水社

(20)1997年 『坤束製鉄遺跡』広島県山県郡豊平町教育委員会

(21)1997年 『平成 9年度 たたら研究会大会資料集』たたら研究会

(22)1998年 F清源那遺跡発掘調査報告書 (一般県道皆井田江津線改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書)』 石見町教育委員会

(23)1999年 『大地ノ元遺跡 (一般県道皆井田江津線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書)』 石見町教育委員会

(24)1999年 『悠邑―邑智郡の文化財― I』 邑智郡文化財担当者会

(25)2000年 『立岩 3号製鉄追跡 発掘調査報告書 (立岩川荒廃砂防工事に伴う発掘調査)』 瑞穂町教育委員会

(26)2001年 『畑ヶ迫口製鉄遺跡 (ふ るさと林道若追線道路改良工事に伴う畑ヶ迫口製鉄遺跡発掘調査概報)』 瑞穂町教育員会

(27)2001年 『恵良遺跡・堂々炭窯跡・上条遺跡・水戸 (三戸)神社跡 (上条古墳)・ 立女遺跡 (一般県道9号江津道路建設

予定地内埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅳ)』 島根県教育会・国土交通省浜田工事事務所

(28)2002年 『畑ヶ迫口製鉄遺跡、道免製鉄遺跡 発掘調査報告書 (ふ るさと林道若迫線道路改良工事に伴う発掘調査)」 瑞穂

町教育委員会

(29)2002年 F増補改訂 島根県遺跡地図Ⅱ (石見編)』 島根県教育委員会

(30)2002年 『坂根谷遺跡発掘調査報告書 (高見出羽線新世紀道路 (生活関連)工事に伴う発掘調査)』 瑞穂町教育委員会

(31)2004年 『中国地方古代 。中世村落の歴史的景観の復元的研究』研究代表者 河瀬正利

(32)2004年 『天蔵寺・寺の前遺跡 (基盤整備促進事業井原南地区に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書)』 石見町教育委員会

(33)2004年 『中国山地の中世製鉄遺跡』第32回 山陰考古学研究集会

(34)2004年 角田徳幸「中国地方における古代末から中世の精錬鍛冶遺跡」『考古論集―河瀬正利先生退官記念論文集―』

河瀬正利先生退官記念事業会

(35)2005年 東山信治・吉川 正「中国地方における中世製鉄遣跡の地域性」F島根考古学会誌 第22集』

(36)2006年 『島根県における弥生時代・古墳時代の木製品集成』島根県教育庁古代文化センター・島根県教育庁埋蔵文化財

調査センター

(37)2008年 鈴木瑞穂『イラストでみる はるか音の鉄を追って～「鉄の歴史」探偵団がゆく～』電気書院

(38)2010年 角田徳幸「中国産地における中世鉄生産と近世たたら吹製鉄」F日 本考古学 第29号』日本考古学協会

(39)2011年 「島根・邑南町 。室原山2号遺跡―小舟状遺構 1本の中世製鉄遺跡―」『歴史・考古の情報誌文化財発掘出土情報

通巻365号』 (株)ジ ャパン通信情報センター

(40)20■ 年 『浜田三次往還・道平遺跡ほか 特定中山間整備事業に伴う発掘調査報告書』江津市教育委員会

(41)2012年 『鱒越炭窯跡 (平成23年度森林基幹道開設事業三坂小林線第2工区工事に係る埋蔵文化財発掘調査報告書)』 邑南

町教育委員会

(42)吉 川 正 邑南町文化財保護審議会副会長のご教示による。

(43)古 瀬清秀 広島大学大学院教授のご教示による。

(44)島 田隆文氏 (邑南町 日和 山ノ内)のご教示による。

(45)嘉 野徳男 瑞穂ハンザケ自然館運営委員のご教示による。

(46)溝 辺浩二氏 (邑南町 日和 下郷)の ご教示による。
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付編 1 室原山1号遺跡出土製鉄関連遺物の分析調査

(株)九州テクノリサーチ・TACセ ンター

大澤正己・鈴木瑞穂

1.い きさつ

室原山 1号遺跡は島根県邑智郡邑南町日和に所在しており、19世紀の炉跡と推定されている。発

掘調査に伴い、廃津場と推定される鉄津の堆積等が検出された。そこで当遺跡での鉄生産の実態を

検討する目的から、分析調査を行う運びとなった。

2.調査方法

2-1.供 試材

Table lに 示す。製鉄関連遺物 4点の調査を実施した。他に室原山2号遺跡出土品10点 を併記し

ている。

2-2.調査項目

(1)肉眼観察

分析調査を実施する遺物の外観の特徴など、調査前の観察所見を記載した。この結果をもとに、

分析試料の採取位置を決定している。

(2)マ クロ組織

本来は肉眼またはルーペで観察 した組織であるが、本稿では、顕微鏡埋込み試料の断面を低倍率

で撮影したものを指す。当調査は顕微鏡検査よりも、広範囲で組織の分布状態、形状、大きさなど

が観察できる利点がある。

(3)顕微鏡組織

鉱津の鉱物組成や金属部の組織観察、非金属介在物調査などを目的とする。

試料観察面を設定・切 り出し後、試験片は樹脂に埋込み、エメリー研磨紙の#150、 #240、 #320、

#600、 #1000、 及びダイヤモンド粒子の 3μ とlμ で鏡面研磨 した。

また観察には金属反射顕微鏡を用い、特徴的・代表的な視野を選択 して写真撮影を行った。金属

鉄の調査では 30/Oナ イタル (硝酸アルコール液)を腐食 (Etching)に 用いた。

(4)化学組成分析

出土遺物の性状を調査するため、構成成分の定量分析を実施した。

全鉄分 (Total Fe)、 金属鉄 (Metallic Fe)、 酸化第一鉄 (FeO):容量法。

炭素 (C)、 硫黄 (S):燃焼容量法、燃焼赤外吸収法

二酸化准素 (Si02)ヽ 酸化アルミニウム (A1203)｀ 酸化カルシウム (CaO)、 酸化マグネシウム (MgO)、

酸化カリウム (K20)｀ 酸化ナ トリウム (Na20)｀ 酸化マンガン (MnO)、 二酸化チタン (Ti02)｀

酸化クロム (Cr203)｀ 五酸化燐 (P205)｀ バナジウム (V)、 銅 (Cu)、 二酸化ジルコニウム (Zr02):
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ICP(Inductively Coupled Plasma Emission SpectrOmeter)法 :誘導結合プラズマ発光分光分析。

3.調査結果

MRN-1:炉 内滓

(1)肉眼観察 :810gと 大型で厚手 (112111m)の 炉内淳破片である。上面および下面の一部は黒

灰色で、緩やかな流動状の表面が残存する。また細かい木炭痕が散在する。側面は全面破面。色調

は灰褐色で、大小の気孔が密に分布する。

(2)顕微鏡組織 I Photo.l① ～③に示す。淡茶褐色多角形結晶ウルボスピネル (UIvOspinel:2

FeO・ Ti02)ヽ 淡灰色柱状結晶ファヤライト (Fayalite:2 FeO o Si02)が 晶出する。砂鉄製錬淳の

晶癖である。

また淳中にはごく微細な金属鉄粒が点在する。③中央はその拡大で、 30/Oナ イタルで腐食した組

織を示す。ベイナイト (Bainite:微 細なフェライト中に更に小さなセメンタイトが分散している

組織)と推測される。

(3)化学組成分析 :Table 2に示す。全鉄分 (Total Fe)34.700/0に 対して、金属鉄 (Metallic Fe)0。 17%、

酸化第 1鉄 (FeO)38,94%、 酸化第 2鉄 (Fe203)6.090/Oの 割合であった。造津成分 (Si02+A1203

+CaO+MgO+K20+Na20)は 40.62%と 高めであるが、塩基性成分 (CaO+MgO)は 3.29%と 低

めであった。製鉄原料の砂鉄起源の二酸化チタン (Ti02)は 10。360/O、 バナジウム (V)0.250/0と 高

値傾向を示す。酸化マンガン (MnO)も 1.710/0と 高値で、二酸化ジルコニウム (Zr02)も 0.64%と

高めであった。銅 (Cu)は <0.01%と 低値である。

当鉄淳はチタン (Ti02)の高値傾向が顕著で、砂鉄製錬淳に分類される。

MRN-2:炉 外流出滓

(1)肉眼観察 :1086gと 大型でやや厚手の炉材流出淳の破片である。全体に表面はやや風化気

味である。上面は不規則な敷状の流動痕跡が残る。側面には大小の気孔が散在するが、非常に緻密

で重量感のある津である、

(2)顕微鏡組織 :Photo.l④～③に示す。微細な淡茶褐色多角形結晶ウルボスピネル、淡灰色柱

状結晶ファヤライトが晶出する。砂鉄製錬滓の晶癖である。

また滓中にはごく微細な金属鉄粒が〕点在する。⑥はその拡大である。 3%ナ イタルで腐食したと

ころ、黒色のオーステナイト (常温ではパーライトになる)の初晶と地はレデブライト (ledeburite)

を晶出した亜共晶組成 (<4.230/OC)白鋳鉄組織が確認された。

(3)化学組成分析 :Table 2に示す。全鉄分 (Total Fe)37.87%に対して、金属鉄 (Metallic Fe)0.040/O、

酸化第 1鉄 (FeO)42.39%、 酸化第 2鉄 (Fe203)6.98%の 割合であった。造津成分 (Si02+A1203

+CaO+MgO+K20+Na20)42.79%と 高めであるが、塩基性成分 (CaO+M営 0)イま2.150/0と 低値

であった。製鉄原料の砂鉄の二酸化チタン (Ti02)は 5。90%と やや低めで、バナジウム (V)は 0.200/O

であった。また酸化マンガン (MnO)は 1,160/O、 二酸化ジルコニウム (Zr02)0。58%と 高値傾向を

示す。銅 (Cu)は <0,010/0と 低値であった。

当鉄滓も砂鉄製錬津に分類されるが、炉内淳 (WRN-1)と 比較するとチタン (Ti02)含有率
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が低値傾向を示す。両者には時期差が存在するか、または操業の前後で炉内に装入される砂鉄の成

分が異なっていた可能性が考えられる。

MRN-3:鉄 塊系遺物

(1)肉眼観察 :表面全体が黄褐色の土砂で薄 く覆われた53gの鉄塊系遺物である。表面は滑 ら

かな流動状で、津の付着はほとんどなく「流れ銑」の端部破片と推定される。破面は楕円状で内部

に気孔が点在する。また特殊金属探知機のL(0)に 1)で
反応があり、内部には金属鉄が良好に残

るものと判断される。

(2)マ クロ組織 :Photo.2①に示す。ほぼ全面亜共晶組成白鋳鉄組織 (C<4.26%)を呈する銑 (鋳

鉄塊)であった。またその内部には中小の気孔が多数を点在する。

(3)顕微鏡組織 :Photo.2②～⑥に示す。銑の上面表層寄りの拡大である。③④は表層の付着淳

部分で、白色針状結晶イルミナイト (IImenite:FeO・ Ti02)が晶出する。砂鉄を比較的高温で製

錬した時の晶癖
に2)と ぃぇる。

⑤③は金属鉄部の拡大である。白色蜂の巣状のレデブライト (Ledeburite)、 白色板状のセメン

タイト (Cementite:Fe3C)｀ 黒色層状のパーライト (Pearlite)が確認される。亜共晶組成白鋳鉄

組織である。また⑥中央の微細な責褐色粒は硫化鉄 (FeS)と 推定される。

付着淳の鉱物組成から、当鉄塊は砂鉄の高温製錬生成物である。ほぼ全面亜共晶組成白鋳鉄組織

の銑 (鋳鉄塊)であった。

MRN-4:含鉄鉄滓

(1)肉眼観察 :83gの不定形小型の含鉄鉄津である。表面は黒灰色で緩やかな凹凸のある淳部

と茶褐色の鉄部が観察される。特殊金属探知機のL(● )で反応があり、内部には金属鉄が残存する。

(2)マ クロ組織 :Photo.3①に示す。タト周の明灰色部は砂鉄製錬淳、内側の明灰色部は金属鉄で

ある。

(3)顕微鏡組織 :Photo.3② ～⑥に示す。津中には発達した淡茶褐色多角形結晶ウルボスピネル、

淡灰色盤状結晶ファヤライトが晶出する。さらに少量白色粒状結晶ウスタイ ト (Wustite:FeO)

も混在している。

また金属鉄部は3%ナイタルで腐食したところ、ほとんど炭素を含まないフェライト (Ferrite:

α鉄)の組織であった。

当鉄淳は内部にウスタイトが晶出しているため、比較的還元雰囲気の弱い状態、または砂鉄/木

炭比の大きい操業条件で生じた淳と判断される。金属鉄部が軟鉄 (フ ェライト単相)であることも、

こうした想定と符合する特徴といえる。

4.ま とめ

室原山 1号遺跡の出土製鉄関連遺物を調査した結果、次の点が明らかとなった。

(1)分析調査を実施した鉄津 2点 は、ともに砂鉄製錬津に分類される。ただしチタン (Ti02)

含有率には若千ばらつきがみられる (MRN-1:10.360/O、 MRN-26.900/0)① 明治期以降に稼動し
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ていた「たたら」の製錬津と化学組成を比較すると、前者は銑押しに近い (鉛押しの可能性もある)

領域、後者は鉛押しの領域に位置する 〔Fig工 、2に 3)〕
。

分析調査点数が限られていることもあり断定は難しいが、①当餌で銑押し、鉛押しの双方が行わ

れた (出土淳に年代差が存在する可能性もある)。 ② l回の操業中に成分の異なる砂鉄を使い分け

ていた等の可能性が考えられる。〔明治期に稼動していた鉗押しの労では、操業前後で炉内に装入

する砂鉄の種類を変えていたことはよく知られているに4)。
〕

(2)分析調査を実施した鉄塊系遺物・含鉄鉄津のうち、 1点 (MRN-3)は高温製錬によって

つくられた銑 (白鋳鉄塊)であった。一方残る1点 (MRN-4)は、比較的還元雰囲気の弱い状態、

または砂鉄/木炭比の大きい操業条件で生じたと推定される軟鉄 (金属鉄部:フ ェライト単相)であ

る 〔Fig.3〕 。両者の差異が大きいため、当遺跡どのような鉄が主に生産されていたのか判断するこ

とは難しい。やはり時期の差がある、または操業の前後で銑、鉛の双方を生産するといった、異な

る操業業作の遺物群が混在している可能性が考えられよう。

(注 )

(1)メ タル度 とは、金属関係の遺物内部の金属残存状態を、非破壊で推定するため調整された、特殊金属探知

機を使用 した判定法のことを指す。感度は三段階 〔H:high(○ )、 M i middle(◎ )、 L:low(0)〕 に設定 され

ている。低感度で反応があるほど、内部に大型の金属鉄が残存すると推測される。

特殊金属探知機の詳細な仕様は、以下の文献に記載されている。

穴澤義功「鉄生産遺跡調査の現状 と課題 一鉄関連遺物の整理 と分析資料の準備について一J『鉄関連遺物の分析

評価に関する研究会報告』 (社 )日 本鉄鋼協会 社会鉄鋼工学部会「鉄の歴史一その技術 と文化 ―」フォーラム

鉄関連遺物分析評価研究グループ 2005

(2)」 B.Mac chesney and A.Murau:American Mineralogist 46(1961).572イ ルミナイ ト (IImenite)、  シュー

ドブルーカイ ト (Pseudobrooktte)、 ルチル (Ru� le)の晶出はFeO― Ti02二 元平衡状態図から高温化操業が推定 さ

れる。

(3)邑南町の製鉄遺跡出土砂鉄・製錬津の化学組成 〔Fig.1〕 は、以下の報告書に記載されたデータを用いた。

①大澤正己「今佐屋山遺跡出土製鉄関連遺物の金属学的調査」『今佐屋山遺跡・小才遺跡 (中国横断自動車道広

島浜田線建設予定地内埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅳ)島根県教育委員会 1992

②大澤正己「中ノ原遺跡出土製鉄関連遺物の金属学的調査」『父ケ平遺跡。中ノ原遺跡・タタラ山第 1・ 第2遺跡J

―製鉄遺跡の調査と記録一 (一般県道市木井原線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅱ)島根県教育委

貝会  1993

③大澤正己・鈴木瑞穂「御添山遺跡出土製鉄関連遺物の金属学的調査」石見町教育委員会 2000提出資料

④ (財 )安来市体育文化振興財回・和銅博物館「立岩 3号製鉄遺跡出土品の科学分析について」『立岩 3号製鉄

遺跡発掘調査報告書』島根県邑智郡瑞穂町教育委員会 2000

⑤大澤正己「道免遺跡出土製鉄関連遺物の金属学的調査」瑞穂町教育委員会 2002提出資料

①大澤正己・鈴木瑞穂「長源地2号製鉄遺跡出土遺物の金属学的調査」『長源地2号製鉄遺跡』島根県邑智郡邑

南町教育委員会 2009

(4)俵国-1933「古来の砂鉄精錬法―たたら吹製鉄法―」丸善株式会社
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(中世 )
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さ00(Weight O/0)

日g.1邑南町内の製鉄遺跡出土砂鉄・製錬滓の化学分析結果

とたら(銃押し)

■値谷
◆ 福岡山
●菅谷

1だもり
2:上り
3!下り

日g.2明 治期以降のたたらの砂鉄・製錬滓の化学分析結果

とたら(錮押し

▼靖国
▲砥波

1:こもり
2:上り
3:下り
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日g,3室原山1口 2号遺跡出土鉄塊系遺物 H含鉄鉄滓の断面金属組織観察結果
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炉内滓
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°
ネ,レ

・ファヤ
ライト、微小金属鉄粒散在

微小金属鉄粒、ナイタル

MRN-2
炉外流出滓

:ウルホ
｀
スヒ

°
ネル・フアヤ

ライト、微小金属鉄粒散在

微小金属鉄粒、ナイタル

Photo.1炉内滓日炉外流出滓の顕微鏡組織
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MRN-3
鉄塊系遺物
①マクロ組織、ナイタルetch

②～⑥①の上恨J拡大
表層砂鉄製錬滓付着イル
ミナイト、金属鉄部:亜共晶
組成白鋳鉄組織

葦 4違
!趣 ヶ

.も,(E

Photo 2鉄塊系遺物の顕微鏡組織
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Photo 3鉄塊系遺物の顕微鏡組織



付編2 室原山2号遺跡出土製鉄関連遺物の分析調査

(株)九州テクノリサーチ・TACセ ンター

大澤正己・鈴木瑞穂

1.い きさつ

室原山2号遺跡は島根県邑智郡邑南町日和に所在する。発掘調査に伴い中世前半と推測される製

鉄炉跡が 1基検出されている。通常本床状遺構の両側に設けられる小舟状遺構が片側にのみ配置さ

れてお り、この時期の製鉄炉の地下構造の変遷を考えるうえで注 目される。調査地区からは製鉄関

連遺物も多数出土しているため、当遺跡での鉄生産の実態を検討する目的から分析調査を実施する

運びとなった。

2.調 査方法

2-1.供 試材

Table lに 示す。製鉄関連遺物10点 の調査を実施した。

2-2.調査項目

(1)肉 眼観察

分析調査を実施する遺物の外観の特徴など、調査前の観察所見を記載 した。この結果をもとに、

分析試料の採取位置を決定している。

(2)マ クロ組織

本来は肉限またはルーペで観察した組織であるが、本稿では、顕微鏡埋込み試料の断面を低倍率

で撮影したものを指す。当調査は顕微鏡検査よりも、広範囲で組織の分布状態、形状、大きさなど

が観察できる利点がある。

(3)顕微鏡組織

鉱滓の鉱物組成や金属部の組織観察、非金属介在物調査などを目的とする。

試料観察面を設定・切 り出し後、試験片は樹脂に埋込み、エメリー研磨紙の#150、 #240、 #320、

#600、 #1000、 及びダイヤモンド粒子の 3μ とlμ で鏡面研磨 した。

また観察には金属反射顕微鏡を用い、特徴的・代表的な視野を選択 して写真撮影を行った。金属

鉄の調査では 30/Oナ イタル (硝酸アルコール液)を腐食 (Etching)に 用いた。

(4)化学組成分析

出土遺物の性状を調査するため、構成成分の定量分析を実施した。

全鉄分 (Total Fe)、 金属鉄 (Metallic Fe)、 酸化第一鉄 (FeO):容量法。

炭素 (C)、 硫責 (S):燃焼容量法、燃焼赤外吸収法

二酸化准素 (Si02)ヽ 酸化アルミニウム (A1203)ヽ 酸化カルシウム (CaO)、 酸化マグネシウム (MgO)、

酸化カリウム (K20)｀ 酸化ナ トリウム (Na20)｀ 酸化マンガン (MnO)、 二酸化チタン (Ti02)｀
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酸化クロム (Cr203)｀ 五酸化燐 (P205)｀ バナジウム (V)、 銅 (Cu)、 二酸化ジルコニウム (Zr02):

ICP(Inductively Coupled Plasma Emission Spectrometer)法 :誘導結合プラズマ発光分光分析。

(5)耐火度

主に炉材の性状調査を目的とする。耐火度は、溶融現象が進行の途上で軟化変形を起こす状態度

の温度で表示される。胎土をゼーゲルコーンという三角錐の試験片に作 り、 1分間当り10℃ の速度

で温度1000℃ まで上昇させ、以降は4℃ に昇温速度を落し、試験片が荷重なしに自重だけで軟化し

崩れる温度を示している。

3.調 査結果

MRN-5:砂 鉄

(1)肉眼観察 :砂鉄粒子は01～ 0.411mと 径のばらつきが大きく角張った形状のものが多い。また

他に微細な石英、斜長石、角閃石などの造岩鉱物が混在する。

(2)顕微鏡組織 :Photo.l①～③に示す。灰褐色粒は砂鉄粒子、暗色粒は他の無色。有色鉱物である。

③の左側は磁鉄鉱 (magnedtei Fe203・ FeO)、 右側は格子状の離溶組織を持つ含チタン鉄鉱 は1)で
、

明白色部はチタン鉄鉱 (IImenite:FeO・ Ti02)である。

(3)化学組成分析 :Table 2に 示す。全鉄分 (Total Fe)63,93%に 対して、金属鉄 (Metallic

Fe)<0.01%、 酸化第 1鉄 (FeO)24.000/O、 酸化第 2鉄 (Fe203)64.73%の 割合であった。石英・

長石類などに由来する鉄製錬時の造津成分 (Si02+A1203+CaO tt MgO+K20+Na20)は 5.39%と

低めで、塩基性成分 (CaO tt MgO)も 0,730/0と 低値である。また主に砂鉄 (含チタン鉄鉱)起源の

二酸化チタン (Ti02)は 4.740/0と やや低めで、バナジウム (V)は 0.210/Oであった。また酸化マンガ

ン (MnO)は 0.510/Oで ある。二酸化ジルコニウム (Zr02)は 0・07%と 低 く、銅 (Cu)も <0.01%と

低値であった。

当砂鉄はチタン (Ti02)を約 50/O含有する。邑南町内の古代～近代の製鉄遺跡で出土する砂鉄の

多くがほぼ同等のチタン含有率であることから 〔Fig.1儀
2)〕

、当遺跡でも近接地域で砂鉄を採取し

て製鉄原料に用いていた可能性が高い。

MRN-6:炉 壁

(1)肉 眼観察 :強 い熱影響を受けて、内面表層が黒色ガラス質化 した1293gの 炉壁片である。

炉壁部分は淡褐色で、短 く切ったスサを多量に混和 している。また石英 。長石類などの砂粒 も混和

されているが、近世たたらのものと比較するとその量は少ない。

(2)顕微鏡組織 :Photo.l①～⑥に示す。写真上側の明灰色は内面表層のガラス質淳部分で、微

細な灰褐色樹枝状結晶マグネタイト (Magnetite:Fe304)が 晶出する。

写真下側の暗色部は被熱粘上部分である。内部には炉壁粘土中に混和された石英・斜長石などの

砂粒が点在する。

(3)化学組成分析 :Table 2に 示す。強熱減量 (Ig loss)は3.43%と 低めであった。熱影響を受

けて結晶構造水がかなり飛散した状態の分析である。鉄分 (Fe203)は 0・490/cと 低値で、酸化アルミ

ニウム (A1203)17.09%と 高めで塩基性成分 (CaO+MgO)は 低めであった。耐火性に有利な成分
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系といえる。

(4)耐火度 :1460℃ を呈する。

当炉壁破片は中世の製鉄炉の炉壁 としては、耐火性の高い性状であった。

MRN-7:鉄 塊系遺物

(1)肉 眼観察 :59gと 小型で扁平な鉄塊系遺物である。表面の大部分が責褐色の土砂で覆われる。

また一部黒色ガラス質滓部分が観察されるが、特殊金属探知機のL(0)で 反応があり
は3)、

鉄主

体の遺物の可能性が高い。

(2)マ クロ組織 :Photo.2①に示す。表層に若干津が付着するが、ほぼ鉄主体の遺物であった。

内部には中小の気孔が多数散在する。

(3)顕微鏡組織 :Photo.2②～⑥に示す。③④は表面付着津部分の拡大である。淡茶褐色多角形

結晶ウルボスピネル (Ulv6spinel i 2 FeO・ Ti02)が晶出する。砂鉄製錬淳の晶癖である。

また⑤⑥は金属鉄部の拡大である。 3%ナ イタルで腐食したところ、片状黒鉛 (C)が析出する

個所と白色蜂の巣状のレデブライト (Ledebuite)が晶出する個所とが混在する。白鋳鉄のセメン

タイトの一部が黒鉛化した斑鋳鉄 (mOtded cast iron)組 織が確認された。

以上の調査結果から、当鉄塊は砂鉄を製錬してつくられた銑 (鋳鉄塊)に分類される。

MRN-8:鉄塊系遺物

(1)肉 眼観察 :66gと やや小型で偏平な鉄塊系遺物である。表面の大部分が黄褐色の土砂で覆

われる。表面は不規則な流動状で、一部黒灰色の淳部が観察されるが、特殊金属探知機のL(● )

で反応があり、鉄主体の遺物の可能性が高いと考えられる。

(2)マ クロ組織 :Photo.3① に示す。表層に若千淳が付着するが、ほぼ鉄主体の遺物であった。

内部には中小の気孔が多数散在する。

(3)顕微鏡組織 :Photo.3②～⑥に示す。③④は金属鉄部の拡大である。 30/Oナ イタルで腐食し

たところ、斑鋳鉄組織が確認された。⑤⑥左側の暗色部は付着淳部分の拡大である。淡茶褐色多角

形結晶ウルボスピネル、白色針状結晶イルミナイト (IImenite:FeO・ Ti02)が 晶出する。比較的

高温下で生じる砂鉄製錬津
∝4)の

晶癖といえる。

当鉄塊も鉄塊系遺物 (MRN-7)と 同様、砂鉄製錬銑 (鋳鉄塊)に分類される。

MRN-9:鉄塊系遺物

(1)肉 眼観察 :103gと やや小型で不定形の鉄塊系遺物である。表面には黒灰色で比較的平滑な

淳部を付着するが、一部銹化に伴う割れが生じており、特殊金属探知機のL(0)で反応し、内部

に金属鉄が存在する。

(2)マ クロ組織 I Photo.4① に示す。表面の暗灰色部は製錬淳で、内部の明白色部は金属鉄である。

鉄部には非常に微細な気孔が多数点在する。

(3)顕微鏡組織 :Photo.4②～④に示す。②～④の暗灰色部は淳部の拡大である。淡茶褐色多角

形結晶ウルボスピネル、淡灰色柱状結晶ファヤライト (Fayalite:2 FeO o Si02)が 晶出する。砂
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鉄製錬淳の晶癖である。

一方②～④の明白色部は金属鉄で、30/Oナ イタルで腐食したところ、ほとんど炭素を含まないフェ

ライト単相 (Ferite:α 鉄)の組織が確認された。また⑤⑥は表面に付着した砂鉄粒子の拡大含

チタン鉄鉱である。

以上の調査結果から、当鉄塊 も砂鉄製錬生成物であるが、鉄塊系遺物 (MRN-7、 8)と は異なり、

ほとんど炭素を含まない軟鉄塊であった。

MRN-10:鉄塊系遺物

(1)肉眼観察 :94gと やや小型の鉄塊系遺物である。表面は広い範囲で黄褐色の土砂に覆われる。

また表面には一部細かい凹凸のある黒灰色の滓部を固着するが、銹化に伴う割れが生じ、特殊金属

探知機のL(0)で 反応がある。内部に金属鉄が存在するものと推定される。

(2)マ クロ組織 :Photo.5①に示す。表層にごく薄く津が付着しているが、まとまりのよい鉄主

体の遺物であった。また金属鉄の内部には中小の気了しが散在する。

(3)顕微鏡組織 :Photo.5②～⑥に示す。③④左側の暗色部は付着淳の拡大である。白色針状結

晶イルミナイトが晶出する。高温下で生じた砂鉄製錬淳の晶癖である。

③⑥は金属鉄部の拡大である。亜共晶組成白鋳鉄組織 (C<4.260/0)を 呈する。

当鉄塊も鉄塊系遺物 (MRN-7、 8)と 同様、砂鉄製錬銑 (鋳鉄塊)に分類される。

MRN-11:鉄塊系遺物

(1)肉 眼観察 :60gと 小型の鉄塊系遺物である。表面は黄褐色の上砂で薄く覆われる。一部木

炭破片も付着している。また表層部は細かい凹凸のある暗灰色の淳部と推測される。ただし非常に

重量感があり、特殊金属探知機のL(0)で反応がある。内部に金属鉄の存在は確かである。

(2)マ クロ組織 :Photo.6①に示す。表層に薄く津が付着するが、まとまりのよい鉄主体の遺物

であった。金属鉄の内部には中小の気孔が散在する。

(3)顕微鏡組織 :Photo.6②～⑥に示す。③④下側の暗色部は製錬淳の拡大である。淡茶褐色多

角形結晶ウルボスピネルが晶出する。砂鉄製錬淳の晶癖である。

また⑤⑥は金属鉄部の拡大である。亜共晶組成白鋳鉄組織 (C<4.260/0)を 呈する。

当鉄塊も鉄塊系遺物 (MRN-7、 8、 10)と 同様、砂鉄製錬銑 (鋳鉄塊)に分類される。

MRN-12:炉外流出洋

(1)肉 眼観察 :1044gと 大型の炉外流出津の側面破片である。上面は黒灰色の流動状で、急冷

されて全面に非常に微細な装状の凹凸がみられる。側面は1面 を除いて破面で、中央部に大型の気

了しが点在するが、非常に緻密で重量感のある淳である。

(2)顕微鏡組織 :Photo.7①～③に示す。淡茶褐色多角形結晶ウルボスピネル、白色針状結晶イ

ルミナイトが晶出する。比較的高温下で生じる砂鉄製錬津の晶癖である。

また②③中央は津中のごく微細な金属鉄粒の拡大で、3%ナイタルで腐食した組織を示す。②は

パーライト基地に初析のセメンタイトを析出した過共析組織 (C>0.77%)、 ③は黒色パーライトの
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初晶と地はレデブライ トの白鋳鉄組織を呈する。

(3)化学組成分析 :Table 2に 示す。全鉄分(Total Fe)31.72%に 対 して、金属鉄 (Metanic Fe)0.38%、

酸化第 1鉄 (FeO)21.43%、 酸化第 2鉄 (Fe203)20.990/Oの 割合であった。造淳成分 (Si02+A1203

+CaO tt MgO+K20+Na20)44.330/0と 高値であるが、塩基性成分 (Cao+MgO)は 5.150/Oと 低め

である。製鉄原料の砂鉄 (含チタン鉄鉱)起源の二酸化チタン (Ti02)は 11・600/0と 高値で、バナ

ジウム (V)は0.23%で あった。また酸化マンガン (MnO)も ■480/0と 高値傾向が顕著で、二酸化ジ

ルコニウム (Zr02)も 0.40%と 高めであった。銅 (Cu)イよ<0.01%と 低値である。

当鉄津は出土砂鉄 (MRN-5)よ りも脈石成分 (Ti02ヽ Vヽ MnO)が高値傾向を示 してお り、砂

鉄製錬淳に分類される。

MRN-13:炉内滓 (含鉄)

(1)肉 眼観察 :1421gと 大型で不定形の炉内津破片である。表面には微細な凹凸があ り、炉内

に装入された砂鉄が完全に溶融 していない状態で固まった個所を残す。全体に着磁性は強く、特殊

金属探知機のL(0)で も反応がみられるが、錆の状態からはまとまった鉄部は存在せず、微細な

金属鉄が散在する可能性が高い。

(2)顕微鏡組織 :Photo.7④～⑥に示す。素地の暗灰色部は津部で、白色針状結晶イルミナイト

が晶出する。高温下で生じる砂鉄製錬淳の晶癖である。また非常に微細な明白色部は金属鉄、不定

形青灰色部は銹化鉄である。なお⑤⑥に示すように、製鉄原料の砂鉄粒子の形状をとどめた半退元

状態で淳化しており、金属鉄は未凝集であった。なお半還元砂鉄粒子は0,2～ 0。3mm径である。

(3)化学組成分析 :Table 2に 示す。全鉄分 (Total Fe)49。 250/0に 対して、金属鉄 (Metallic

Fe)16.89%、 酸化第 1鉄 (FeO)12.070/O、 酸化第 2鉄 (Fe203)32.850/Oの 割合であった。微小金属

鉄部を反映した値といえる。造津成分 (Si02+A1203+CaO+MgO+K20+N助 0)は 23,970/Oで 、こ

のうち塩基性成分 (CaO+MgO)は 2.830/Oであった。製鉄原料の砂鉄 (含チタン鉄鉱)起源の二酸

化チタン (Ti02)は 8.180/0と 高めで、バナジウム (V)は 0。 170/Oで あった。また酸化マンガン (MnO)

は0.890/0と 高めで、二酸化ジルコニウム (Zr02)は 0・24%である。鋼 (Cu)は <0.01%と 低値であった。

以上の調査結果から、当鉄津は砂鉄を高温で製錬した時の反応副生物 (砂鉄製錬滓)に分類され

る。また内部には非常に微細な金属鉄が多数散在する。砂鉄粒子からの鉄泣の晶出で未凝集状態で

ある。

MRN-14:炉外流出滓 (含鉄)

(1)肉 眼観察 :1151gと 大型で不定形の炉外流出津の破片である。黒灰色の細い流動状の淳が

多数堆積して生じたものである。また一部茶褐色の銹化鉄部が存在する。この個所は特殊金属探知

機のL(●)で反応があるため、金属鉄部が存在する可能性が考えられる。

(2)マ クロ組織 :Photo.8① に示す。局部的に存在する金属鉄部を中心に断面観察を実施した。

小型不定形の暗～明灰色部は金属鉄で、 30/Oナ イタルで腐食している。素地部分は製錬津である。

(3)顕微鏡組織 :Photo.8②～⑥に示す。②～④の黒色部は淳部で、やや微細な淡茶褐色樹枝結

晶ウルボスピネルが晶出する。砂鉄製錬津の晶癖である。
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また②下側の微細な暗黒色部は木炭破片で、木口面が観察される。発達した導管が分布する広葉樹

材の黒炭であった。

③④の明色部は金属鉄部でパーライト部のセメンタイトが球状化しつつある過共析組織 (C>

0.770/0)が 観察される。一方⑤⑥の金属鉄部はやや炭素含有率が低くフェライト・パーライトの亜

共析組織 (C<0。77%)を呈する。

(4)化学組成分析 :Table 2に示す。淳部の調査を実施した。全鉄分 (Total Fe)35。 740/Oに対して、

金属鉄 (Metallic Fe)0.530/O、 酸化第 1鉄 (FeO)35.280/O、 酸化第 2鉄 (Fe203)11・ 13%の割合であっ

た。造淳成分 (Si02+A1203+CaO+MgO+K20+Na20)は 42.■ 0/0と 高めであるが、塩基性成分 (CaO

+MgO)は 3.050/0と 低値である。砂鉄起源の二酸化チタン(Ti02)は8.46%と 高めで、バナジウム (V)

0.180/Oで あった。また酸化マンガン (MnO)は 1.25%、 酸化ジルコニウム (Zr02)0・39%と 高め傾向

を示す。銅 (Cu)は <0.01%と低値であった。

当試料も脈石成分 (Ti02ヽ Vヽ MnO)が高め傾向を示しており、砂鉄製錬淳に分類される。ま

た淳中のごく小型金属鉄部はそれぞれ亜共析組織 (CO.3～ 0.50/O程 度)、 過共析組織 (C■50/O前後 )

の銅であった。

4.ま とめ

室原山2号遺跡から出土した製鉄関連遺物を調査した結果、次の点が明らかとなった。

(1)出土砂鉄 (MRN-5)は、チタン (Ti02)を約 5%含有する。邑南町内の古代～近代の製

鉄遺跡で出土する砂鉄の多くがほぼ同等のチタン含有率であり、当遺跡でも近接地域で砂鉄を採取

して製鉄原料に用いたものと推定される 〔Fig.1〕 。

(2)炉壁 (MRN-6)の耐火度は1460℃ であった。中世前半の製鉄炉としては、耐火性の高い

性状といえる。高温操業に応じた胎土の選択がなされていた可能性が考えられる。

(3)分析調査を実施した鉄淳 3点 (MRN-12～ 14)はすべて砂鉄製錬淳に分類される。

出土砂鉄 (MRN-5)と ほぼ同等のチタン含有率の砂鉄が製鉄原料であったと仮定しても、大き

な違和感はない組成であった 〔Fig.1〕 。しかし砂鉄 (MRN-5)と は、ジルコン (Zr02)の 含有

率が大きく異なるため、これらの鉄津が生じた時の原料砂鉄とは採取地や時期など何らかの違いが

あった可能性が高い。

(4)分析調査を実施した鉄塊系遺物・含鉄鉄津 (MRN-7～ 11、 14)6点のうち、4点は銑 (鋳

鉄塊)であった 〔Fig.4〕 。ただし銑主体の生産が行われていたか否かは検討を要する課題といえる。

中世の周辺の製鉄遺跡の分析調査結果をみても、当遺跡出土砂鉄とほぼ同等のチタン含有率 (5%

前後)の事例では鉄塊系遺物は鋼の割合が高い は5)。

製鉄炉内で成長する鋼は操業後に小割・選別作業が必要となる。近世餌のように、中世前半でも

このような後工程が違う建屋で行われていた場合は、炉遺構周辺に残される鋼の割合は低くなると

推察される。一方で銑は操業中にり

'出

された淳に混じる、あるいは炉床に潜るなどして、炉遺構周

辺に残され易い可能性がある。さらに分析調査用に鉄塊系遺物を選別する時、金属鉄の残りの良い

ものを選択するため、まとまりのよい銑の割合が高くなる可能性も考えられる。

(5)鉄津中の木炭破片 (MRN-114)か ら、燃料には広葉樹材の黒炭を用いていたと推測される。
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製鉄用木炭 としてはご く一般的な選択であろう。

(注 )

(1)木下亀城・小川留太郎『岩石鉱物』保育社 1995

チタン鉄鉱は赤鉄鉱とあらゆる割合に混じりあった固溶体をつくる。 (中略)チ タン鉄鉱と赤鉄鉱の回溶体には、

チタン鉄鉱あるいは赤鉄鉱の結晶をなし、全体が完全に均質なものと、チタン鉄鉱と赤鉄鉱が平行にならんで規則

正しい縞状構造を示すものとがある。

テタン鉄鉱は磁鉄鉱とも回溶体をつくり、これにも均質なものと、縞状のものとがある。 (中略)こ のようなチ

タン鉄鉱と赤鉄鉱、または磁鉄鉱との固溶体を含チタン鉄鉱Ttta�ferous ron oreと ぃぅ。

(2)邑南町の製鉄遺跡出土砂鉄・製錬津の化学組成 〔Fig l〕 は、以下の報告書に記載されたデータを用いた。

①大澤正己「今佐屋山遺跡出土製鉄関連遺物の金属学的調査」『今佐屋山遺跡・小オ遺跡 (中 国横断自動車道広

島浜田線建設予定地内埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅳ)島根県教育委員会 1992

②大澤正己「中ノ原遺跡出土製鉄関連遺物の金属学的調査」『父ケ平遺跡 。中ノ原遺跡・タタラ山第 1・ 第2遺跡』

―製鉄遺跡の調査と記録一 (一般県道市木井原線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅱ)島根県教育委

壕ミ子学  1993

③大澤正己・鈴木瑞穂「御添山遺跡出土製鉄関連遺物の金属学的調査」石見町教育委員会 2000提出資料

④ (財 )安来市体育文化振興財団・和銅博物館「立岩 3号製鉄遺跡出土品の科学分析について」『立岩 3号製鉄

遺跡発掘調査報告書J島根県邑智郡瑞穂町教育委員会 2000

⑤大澤正己「道免遺跡出土出土製鉄関連遺物の金属学的調査J瑞穂町教育委員会 2002提出資料

③大澤正己・鈴木瑞穂「長源地 2号製鉄遺跡出土遺物の金属学的調査」『長源地 2号製鉄遺跡』島根県邑智郡邑

南町教育委員会 2009

(3)メ タル度とは、金属関係の遺物内部の金属残存状態を、非破壊で推定するため調整された、特殊金属探知

機を使用した判定法のことを指す。感度は三段階 〔H:high(○ )、 M i middle(◎ )、 L:low(0)〕 1こ 設定され

ている。低感度で反応があるほど、内部に大型の金属鉄が残存すると推測される。

特殊金属探知機の詳細な仕様は、以下の文献に記載されている。

穴澤義功「鉄生産遺跡調査の現状と課題―鉄関連遺物の整理と分析資料の準備について一」『鉄関連遺物の分析

評価に関する研究会報告』 (社 )日 本鉄鋼協会 社会鉄鋼工学部会「鉄の歴史―その技術と文化一」フォーラム

鉄関連遺物分析評価研究グループ 2005

(4)」 B Mac chesney and A.Murau:American Mineralogist.46(1961).572イ ルミナイト (1lmenite)、  シユー

ドブルーカイト (Pseudobrookite)、 ルチル (Ruile)の 晶出はFeO― Ti02二元平衡状態図から高温化操業が推定さ

れる。

(5)前掲注 (2)②
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今佐屋山   口 砂鉄 ■ 製錬滓
(中 世 )

室原山2号   ☆ 砂鉄 ★ 製錬滓
今佐屋山   ◇ 砂鉄 ◆ 製錬滓
中ノ原    △ 砂鉄 ▲ 製錬滓
タタラ山第l  o砂 鉄 o 製錬滓
下稲迫        ▼ 製錬滓
御添山        。 製錬滓

1000

長源地2号   。 砂鉄 ● 製錬滓
立岩3号        ● 製錬滓
道免         ● 製錬滓
瀧ノ上        + 製錬津
米屋山        X 製錬滓
大金谷        ● 製錬滓
(近代 ?)
室山原1号      ★ 製錬滓

201 Ti02 1

20    si02    40 さ00(Weight%)

日g.1 邑南町内の製鉄遺跡出土砂鉄口製錬滓の化学分析結果

とたら(銑押し)

■値谷
◆ 福岡山
● 菅谷

,こもり
2:上り
3:下り

日g.2明 治期以降のたたらの砂鉄 E製錬滓の化学分析結果

◆      ＼

生ユ 萬
だ
③

とた 19

▼靖国
▲砥波

1:こもり
2:上り
3!Tり
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共析組織  過共析組織

日g.3室原山1日 2号遺跡出土鉄塊系遺物日含鉄鉄岸の断面金属組織観察結果
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③         2轡

MRN-5
砂鉄
①灰掲色粒:砂鉄 (含チタ
ン)鉄鉱。暗色粒:脈石 (砂

鉄以外の無色・有色)鉱

物
②③ ①の拡大
含チタン鉄鉱(格子状離溶

組織)

之O μm

面表層力'ラス質
滓、マゲネタイト晶出
暗色部:被熱粘土、石英・

長石類混在

Photo.1砂鉄日炉壁の顕微鏡組織
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MRN-7
鉄塊系遺物

、ナイタルetch

斑鋳鉄
①の拡大

付着滓 :ウルホ
°
スヒ

°
ネル

20 μm

Photo.2鉄塊系遺物の顕微鏡組織



MRN-8
鉄塊系遺物

織、すイタ,レetch

斑鋳鉄
～⑥ ①の拡大

付着滓:ウルホ`ス ヒ
°
ネル・イルミ

ナイト

Photo 3鉄塊系遺物の顕微鏡組織
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MRN-9
鉄塊系遺物
①マクロ組織、ナイタルetch

②～④①の拡大、滓部:

ウ,レホ
｀
スヒ

°
ネ,レ・ファヤライト、金

属鉄部 :フェライト単本目
⑤⑥付着砂鉄拡大、含チ
タン鉄鉱

◆ ―

犠

騨F私

/ど

麟
豫

Photo.4鉄塊系遺物の顕微鏡組織



MRN-10
鉄塊系遺物
①マクロ組織、ナイタルetch
亜共晶組成白鋳鉄
②～⑥ ①の拡大
付着滓 :イルミナイト

田

Photo.5鉄塊系遺物の顕微鏡組織
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MRN-11
鉄塊系遺物
①マクロ組織、すイタ)レetch

亜共晶組成白鋳鉄
②～⑥ ①の拡大
付着滓ウ,レホ

｀
スヒ

°
ネ,レ

Photo.6鉄塊系遺物の顕微鏡組織
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MRN-12
炉外流出津
①～③滓部 :ウルホ状ビネ,レ・

イルミナイト、微小金属鉄粒
散在、
②③微小金属鉄粒拡大
②過共析組織
③白鋳鉄組織

MRN-13
炉内滓 (含鉄 )

鉄粒子、還元・

津化進行、微小明白色
部:金属鉄、滓部:イルミナイト

Photo.7炉外流出滓 a炉内滓 (含鉄)の顕微鏡組織
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MRN-14
炉外流出滓 (含鉄 )

①マクロ組織、金属鉄部サ
イタ,レetch

②～⑥①の拡大
金属鉄部:③④過共析組
織、⑤⑥亜共析組織
滓部:ウルホ

゛
スヒ

°
ネル、木炭

破片:広葉樹材

20 pm

Photo.8鉄塊系遺物の顕微鏡組織
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付編3 室原山2号遺跡の放射性炭素(14c)年代測定調査

(株)地球科学研究所

報告内容の説明

求納騨4Cttrt

r/切
:(同位体分別未補正)14c年代

″
measured radocarbon age″

試料の 14c/12c比から、単純に現在(AD1950年 )から何年前(BP)か を計算した年代。

77鉾rt

r/"
:(同位体分別補正)14C年代

″
∞nvendon』 radocarbon age″

試料の炭素安定同位体比(13c/12c)を 測定して試料の炭素の同位体分別を知り

14C/12cの 測定値に補正値を加えた上で、算出した年代。

試料のδ13C値を-25(%o)に基準化することによつて得られる年代値である。

(Stu�er,M and Polach,HA(1977)Discussion:Reporting of 14C data Radiocarbon,19を 参照のこと)

暦年代を得る際にはこの年代値をもちいる。

∂″0わ
"励

ワ  : この安定同位体比は、下式のように標準物質(PDB)の同位体比からの千分偏差(%o)

で表現する。

δ 13C(%0)= (13C/12c)[試料]― (13C/12c)[標準]x l。
。。

(13C/12c)際準]

ここで、 13C/12c[標 準]=00112372である。

暦 牢 rt : 過去の宇宙線強度の変動による大気中14c濃度の変動に対する補正により、暦年代を

算出する。 具体的には年代既知の樹木年輪の 14Cの測定、サンゴのU―Th年代と

14C年代の比較により、補正曲線を作成し、暦年代を算出する。

C14年代が約20000yBPよ り新しい試料に適用可能。

使用したデータセット :lntc』04

1ntca104:Catibration lssuc of Radiocarbon 46(3),2004)

(海洋性の試料に対しては、Manne04を 使用 )

較正曲線のスムース化に用いた理論

A Simpli■ ed Approach to Ca‖ brating C1 4 Dates

Talma,AS,Vogel,」 C,1993,Radiocarbon 35(2),317-322

潮 繊 霧 程 猪 駐 朽 井 ―タ

測定方法  AMS :カ ロ速器質量分析

Radometnc :液体シンチレーションカウンタによるβ―線計数法

処理・調製・その他  : 試料の前処理、調製などの情報

莉処理L add―』k訓卜acid:酸 ―アルカリー酸洗浄

add washes:酸洗浄

add etch: 酸によるエッチング

none:未処理

調製、その他

B』貯Low Carbon Mate市 』 :低濃度有機物処理

Bone Cdbgen ExtracJon: 骨、歯などのコラーゲン抽出

CelL烙se Extracdon:木 材のセルローズ抽出

Extended Counung: Radiometttcに よる測定の際、測定時間を延長する

分析機関  BETA ANALWiC INC.
4985 SW 74 Court,Miami,Fl, U S A 33155

卵 物 睛
・

お置

-70-
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C14年代測定結果 No.23894

試料データ          未補正14C年代●BP) δ13C(perm耐) 14C年 代(y BP)

(measured radiocarbon age)                         (cOnventiOnal radiocarbon age)

Beta- 292663                       570±  40          -25,1

試料名 ( 37530)8

測定方法、期間  AMS Standard     ′

試料種、前処理など charred material            acid/alkah/acid

570 + 40

Beta- 292664

試料名 ( 37531)2

測定方法、期間  AMS Standard
試料種、前処理など charred material

610± 40         -26.0 590 +40

acid/alkah/acid

Beta- 292665

試料名 ( 37532)a

測定方法、期間  AMS Standard
試料種、前処理など orga� c sedment

550+ 40         -24.9 550 + 40

acid washes

Beta- 292666

試料名 ( 37533)3

測定方法、期間  AMS Standard
試料種、前処理など chared mate�』

520± 40         -24.7 520 + 40

acid/alkan/acid

Beta- 292667

試料名 ( 37534)6

測定方法、期間  AMS― Standard

試料種、前処理など charred material

570+ 40         -25.7 560 +40

acid/alka� /acid

Beta- 292668

試料名 ( 37535)7

測定方法、期間  AMS Standard
試料種、前処理など chared materi訓

580+ 40         -25.8 570 + 40

acid/alkali/acid

Beta- 292669                      1770±  40          -26.1

試料名 ( 37536)9

測定方法、期間  AMS Standard
試料種、前処理など charred material            add/alkali/add

1750 + 40

年代値はRCYBP(1950 A Dを 0年とする)で表記。モダン リフアレンス スタンダードは国際的な慣例としてNBS Ox封 絶Addの
C14濃度の95%を使用し、半減期はリビーの5568年を使用した。エラーは1シグマ(68%確率)である。
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CALIBRAT10N OF RAD10CARBON AGE TO CALENDAR YEARS

Ⅳ ariaЫesi c13/C19ト ー25。 1:lab.mult=1)

Laboratory number:  Beta‐ 292663

CollventicDnal radiocarbcDn age: 57ι 望Ю BP

2 Siglna calibrated results: Cal AD 13C10 to 1370(Cal BP 650 to 58o and

(95%probib工ity) Cal AD 1380to 1430(Cal BP 570 to 520J

htercept data

htercept of radiocaJbon age

witt calibration cuⅣ α Cal AD 1400(Cal BP 550)

l Sigma calibrated resultsi Cal AD 1320to 1350(Cal BP 630to 600)孤 ld

(68%probability)Cal AD 1390to 1410(Cal BP 560to 540)

570± 40 BP Charred matenal

ReferenceЫ
DIvJIvbas¢ ,st17

コヽ四6霊η9

呻 eηθ奮力rMc/4L″ Ftr力肋v
Fr9″οヵ,ιЙ,と ,20αォ尺励 ばbοη 5′ r79∫′′5′―′′び4R所靱?為θitrJ,2999,R″わ∽r肋 5々′ i4)=′ FFF―′′50,

S脇ルιち″.冴 ,′999,尺″わαvrうοヵJ5rつ∫′
'み

f89,Oθdc・L=θちす.α′,797易 T27励∫271′ 68-′ 92

肋 力θ″2″たs,s″ ybrc,,brtvガοη sθιヵtrB0

ASれ P寛ル
'Apprω

渤 紗 Gα″br,'略 C77 Dαセd

物肋らA.&,7♭γち工G,′ 999,R"力∽力伽φr29f夕み,22
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ω
匡
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Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

`努

j dV 74Ttt GOフォ,″滋胞らFん万′,JJ′ 55・ T,Jf r;“,67‐ダ 67・ Fα】f rJθ5万び,り 9σイ・ E‐ れ五α,Jfう¢ヵ @瑠 Jわ c,わοИ,cο″
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CALIBRAT10N OF RAD10CARBON AGE TO CALENDAR YEARS

●
Tatiablesi C13/C12=…

26:1お .muh=1)

Laboratory number:  Beta・ 292664

CollvendcDnd radbcarbcDn agα  5雖 40 BP

2 Sigma calibrated result: Cal AD 1290to 1420(Cal BP 660 to 53CIJ

(9579 probabnity)

httrcept data

htercepts of ra(近 ocarbon age

with calibration cuⅣ α Cal AD 1320(Cal BP 630)and
Cal AD 1340(Cal BP 610)and
Cal AD 1390(Cal BP 5&〕 )

l Sigma cttibrtted resultsi Cal AD 1300to 1360(Ctt BP 640to 590)and

(68帝るprobability)Cal AD 1380to 1410(Cal BP 570to 540)

590と 40 BP Charred matenal

)0       1280       1300      1320       1340       1360       1380       1400       1420
Cal AD

ReferenceЫ
D髄曲 s9閉″

r′�田σ翔 9

唖 宅力ひ前 ο力Ψ♂CAL″ 力rtvう2v
rr9rrr",¢れ,と ,20〔冴 R″わθ″う6聰 57r7pr"j′ _′

=64,RPi靱
銑?▲ trJ,2ω9,R″わωr肋 j々ィつ可f′ 7-7′刃 ,

S舷ルι為彦.″ ,′999,尺材わα″うο々 Jjrっ f′Jみf89,0¢ dε力
=¢

為″.αと,′97う T,肋d2グ∫′63‐′92
ぬ 脱 麓 滝s閉″ヵ r ctr此碗

""dじ
伽所 ο

AS激″リ ガ APPrtっれ わ Gα″う櫂ガ,=C′イDα ttd

物肋らA.&,1/9γ み五G,′99」,R″わωわ伽φr2),例外,22
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区
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イ985 dV〃 滋 Cο″rr,Ⅲ角α胞,,デわ万ど,JJ′55。 呂ガfr,体 ,び7-D‐ Fび 7・ F,メ f lJθ5炉びJり
'6・
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Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

-73-



CALIBRAT10N OF RAD10CARBON AGE TO CALENDAR YEARS
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Ⅳ ariaЫesi c13/C12=-24.9ilab.mult=1)

Laboratory number:  Beta‐ 292665

CollvendcDnЛ radbcarbcDn agα  55催4CD BP

2 Sigma calibrated results: Cal AD 1300to 1360(Cal BP 640 to 59CIJ and

(95%probttbility) Cal AD 1380to 1440(Cal BP 570 to 51o

httrcept data

hter∝pt of radiocarbon age

witt calibration cuⅣ α Cal AD 1410(Cal BP 540)

l Sigma calibrated resultsi Cal AD 1320to 1340(Cal BP 630to 610)and

(68%probab�ity)Cal AD 1390to 1420 cal BP 560to 530)

550と40 BP Charred matettal

1440       1460

RefelenceЫ
D髄血 s?閉″

IAηて力4乙θ9
Rηttπ ttιοうWC疵 ″ trtr力 brvv

rr9例り″,♂去IIと ,200tt R″ 力 C″ うοη 5′ rつ f′ ′57-′ fび4ど 砂 J解 ,¢∴ブ ,2理 ,RLJJ力 aα お oη j′ rィ)f′ fF′ -7′ 5θ ,

S脇ル銑 す。α′,f99,,R"わα″うο々

'5rり

ffJttF39,0¢ sc・Lγ/7彦.αと,′9/易 T'肋S27ゼ び予F92

M″力¢励 力s那9tJ力′翻開躍 冴伽 Sθθttο
AS肋ヮリ ″ APPrtp訪 わ Gα力う確 ,,=CF7 D9セs

物肋乳A.dゥ 7♭評ち工G,′999,尺

"わ
ω力伽 J5r2)∫ J′ みJ22

7985,V77腕 6οン″,M滋れ,,Fわ剤 ,JJ′ 55・ T¢′fr'価 )6″―

'び
7・ Frr/f rJθ 5万びJり 96イ・ E―うね
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Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
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CALIBRAT10N OF RAD10CARBON AGE TO CALENDAR YEARS
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380

α ariablesi C13/Clち >…24,7:lab.mult=1)

Laboratory number:  Be位 卜292666

ConventicDnal radiocarbon age: 52仙 ヒ40 BP

2 Sigma calibrated results: Cal AD 1320to 1350(Cal BP 630to 60o and

(95%probab�ity) Cal AD 1390to 1440(Cal BP 56Cl to 51CIJ

htercept data

lntercept of radiocarbon age

with calibration cuⅣ ei Cal AD 1420(Cal BP 530)

l Sigma calibrated result Cal AD 1400to 1430(Cal BP 540to 520)

(68%probab� itの

520■40 BP Charred matenal

1310   1320   1330   1340   1350   1360   刊370   1380   1390   1400   1410   1420   1430   1440   1450
Cal AD

ReferenceЫ
肋 力5αsθ И暇91「

rか四cttη 9
R9晩

'C盗
力IMC柱 99 tra独肋v

Fr9訪ο々 ,¢五αと,200tt Rぁ 冴滋 ばbο2 57(ィ )∫ ′′5′―′′6■ 云修
'″

″為ι▲α′,2999,R9tF力 6α ttoヵ j′
P9f′′′F―河5θ ,

S″ル¢為ヶ.α′,′999,R″ i49α″うOヵ JjrFl」 ヨみf89,0¢ s訪
=¢

為す。αと,′97玩 T9J力 s27f′び}′ 92
肋 力9麓 ル s淋 9trヵr cF磁腕

'伽

Sθ¢滅 ο

AS″η′げιJAppr∽ c/t″ Gα″う′αガ,sC′イDα ttd

π♭肋α,A.d,力γみ工C,7999,Rα ブわω2・b"杯 r2,∫貿み,22

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratoリ
〃χ,dV〃 腕 Gο″PV,M滋胸,,Fわ ri7,,,′ 55・ 獨ρJf rJ体)6クー57び 7・ F,テf oθ 5炉びJり 96イ・ E―Ⅲ盈,Jfう ?勉 @胞Jわ c,わοヵεο胸
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CALIBRAT10N OF RAD10CARBON AGE TO CALENDAR YEARS
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CALIBRAT10N OF RAD10CARBON AGE TO CALENDAR YEARS
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CALIBRAT10N OF RAD10CARBON AGE TO CALENDAR YEARS
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付編 4 室原山2号遺跡の地磁気年代測定調査

法吉データ。時枝克安

1 地磁気年代測定法

〔仕組〕

任意の地点における地磁気は方向を示す二つの角度 (伏角、偏角)と 強度の三つの値で表現でき

るが、それらは全て変動している。この変動には変化速度の速いものから遅いものまで様々な成分

が含まれており、それらの中でも、時間が10年以上経過して初めて顕著な変化が認められるような

緩慢な変動を地磁気永年変化と称している。地磁気年代法で時計の働きをするのは、伏角と偏角の

地磁気永年変化である。過去の地磁気の方向と年代の関係を表す変動曲線を利用して、地磁気の方

向から年代を読み取ろうとする。しかし、ある焼土の被熱年代を推定するためには、被熱時の地磁

気の方向が何かに記録されており、それを測定できなくては目的を果たせない。焼土の被熱時の地

磁気の方向はその焼土中に熱残留磁気として記録され保存されている。

土壌、粘上、砂、岩石等が地磁気の中で焼けるとそれらは熱残留磁気を帯びる。熱残留磁気の担

い手は磁鉄鉱等の磁性粒子である。そして、熱残留磁気の方向は焼けた時の地磁気の方向に一致し、

しかも、物理化学的撹乱に対して非常に安定であり、磁性粒子のキュリー温度 (磁鉄鉱では575℃ )

以上に再加熱されないかぎり、数万年以上時間が経過しても変化しない。もし、焼土がキュリー温

度以上に再加熱されたときには、それまで保持されていた残留磁気は完全に消滅し、その代わり、

再加熱時の地磁気の方向を向いた新しい残留磁気が獲得される。つまり、焼土は最終焼成時の地磁

気の方向を熱残留磁気の方向として記憶していることになる。それゆえ、年代既知の焼土の熱残留

磁気を測定して、過去の地磁気の方向が時間とともにどのように変化したかを示すグラフをあらか

じめ作成しておけば、このグラフを時計の目盛りとして、焼上の最終焼成年代を推定できる。

具体的な手順は、まず、焼土の熱残留磁気を測定して被熱時の地磁気の方向を求め、次に、地磁

気永年変化曲線上でこの方向に近い座標点を決定し、その点の年代目盛りを読み取る。この時計で

は地磁気の方向が針に相当し、焼上の熱残留磁気が焼成時の針の位置を記憶している。日本では、

西南日本の過去2000年 間の地磁気永年変化曲線がかなり詳しく測定されているので、ここで説明し

た方法が焼上の簡単で便利な年代測定法として実用化されている (12,0。

〔特徴〕

地磁気年代測定法は次の点で独自の性格を持つ。

① 原理が簡単で測定が比較的容易である。

② 地磁気を媒介とする対比のおかげで、焼土跡に遺物が無い場合でも有効である。

③ 土器の産出場所が遠く離れ互いに隔絶した土器編年を比較できる。

〔問題点〕

① 地磁気の地域差
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地磁気の方向は時間だけでなく場所によっても変イとするので、地域によっては、その場所の地磁

気永年変化曲線の形が西南 日本のものとかなり相違する場合がある。厳密に言えば、ある焼上の地

磁気年代を求めるためには、焼土が存在する地域の地磁気永年変化曲線を使用 しなければならない。

相違が小さいときには西南 日本の地磁気永年変化曲線を代用できるが、相違が大きいときにはその

地域特有の地磁気永年変化曲線を決定し、この曲線と焼上の残留磁気の方向を比較する必要がある。

今までの中国地域の調査では、西南日本の地磁気永年変化曲線から求めた地磁気年代は、ほとんど

の場合、遺物の考古学年代 と整合 している。

② 土器編年との相互依存

地磁気年代測定法は地磁気変動という物理現象を利用しているので、地磁気年代は土器編年に左

右されないと思われがちであるが、実際には、地磁気年代と土器編年の間には密接な関係がある。

すなわち、少数の年代定点を除くと、標準曲線上のほとんどの年代目盛りは土器編年体系を参照し

て決められている。それゆえ、年代定点に近い地磁気年代には問題がないが、年代定点から遠く離

れた地磁気年代には土器編年の影響を強く受けており、もし、土器編年に改訂があれば、地磁気年

代も訂正しなければならない。年代定点の数が増加すると、地磁気年代はこのような相互依存から

独立できるが、現状では年代定点の数が少数なのでやむをえない。

③ 適用できる年代範囲の限界

地磁気永年変化曲線を詳細に定めるには、 2種類のデータ (残留磁気と年代)の組み合わせを多

数必要とする。このために、現在、地磁気年代法を適用できる年代域は紀元以後に限られている。

紀元以前については、残留磁気データは多数報告されているが、信頼できる年代値を伴うものは少

なく、紀元以前の地磁気永年変化曲線は未だ確立されていない。

2 遺橋 と試料

室原山2号遺跡 (島根県邑智郡邑南町日和3254番地15)は 山腹斜面に地山を直接掘り込んで構築

されており、ほぼ東西に延びる本床状遺構 (長 さ約4.4m、 幅約0.8m)と 本床状遺構の山側に沿う

一本の小舟状遺構 (長 さ約5,7m、 幅約0.2m)か らなる。地山を直接掘 り込む構築法が広島県山県

郡で検出された中世製鉄遺跡と類似することから、室原山2号遺跡の年代も中世と考えられている。

地磁気年代測定用の定方位試料として、①赤く焼け固くなった小舟状遺構の内壁上端部から14個、

②本床上遺構の北側立ち上がりの西端部から4個、参考資料として③南側立ち上がりの中央に近い

ところから6個、合計24個 を採取した。試料採取位置を図 1に示す。

製鉄遺跡では中央部で鉄を扱う。鉄の近くでは、地磁気に加えて、鉄が発生する磁場が重なるの

で、この影響が無視できない場合には、鉄に近い焼土の残留磁気の方向は地磁気の方向からずれる。

したがって、製鉄遺跡の試料採取にあたっては、常に鉄の磁気の影響を念頭に置く必要がある。

採取した試料のうち①②は中央から比較的離れており鉄の影響が少ないと予想される。これに対し

て、③は中央に近く鉄の影響をより強く受けている可能性が大きい。試料採取法としては、整形し

た焼土塊に樹脂製ケース (24× 24× 2411un)を 被せて隙間を石膏で充填し、ケース上面の走行と傾斜
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をクリノコンパスで測定した。

3 測定結果

試料の残留磁気の測定は福井大学教育学部のスピナー磁力計 (夏原技研製)を )借用して行った。

図2に 自然残留磁気 (NRM)の方向の測定結果を示す。大きく分散したデータが

認められるが、これらは小舟状遺構の外側の壁面上端から採取された試料 (図 1▲)の ものである。

この大きな分散の原因は、小舟状遺構の構築材として焼土が使用され、小舟の焼成時に磁性粒子の

キュリー温度 (磁鉄鉱では575℃ )ま で再加熱されなかったため、元々の残留磁気が残存 してたと

考えられる。

自然残留磁気の方向の集中度を改善するために、 3段階の交流消磁 (10,20,30mT)を 行った。交

流消磁というのは試料を交流磁場中で回転させながら、磁場強度を適当な測定値から零になるまで

滑らかに減少させて、抗磁力が磁場の測定値よりも弱い磁気成分を消去する方法である。この結果、

NRMが大きく分散した試料について、方向がまとまる傾向は認められなかったが、他の試料の残

留磁気の方向は交流消磁 (20mT)で最も良く集中した。

交流消磁 (20mT)の結果を図3に示す。ただし、NRMが大きく分散した試料を除外しした。図 3

で集中したデータのまとまりが 2つ (A、 B)認められる。Aの試料位置が炉の中央から互いに逆

方向に遠い2か所であるのに対して、Bは中央部の近くである。

Aについては次の理由から鉄の影響を無視できる。①試料位置が炉中央から離れているので鉄の

磁気の影響が少ない。②鉄の磁気によって残留磁気が異なった方向にずれる2地点において、残留

磁気が一方向に揃っている。これに対して、Bは明らかにAか らずれており、このずれは炉の中央

部で扱われた鉄の磁気の影響を明瞭に示しているので、Bを 除外する。結局、Aを 室原山 2号遺跡

の焼成時の地磁気の方向を示すデータとして採用する。これらのデータから計算した残留磁器の平

均方向と誤差の目安となる数値を次表に示す。Fisherの 信頼度係数(k)の値が大きく、95%誤差角 (α

95))の値が小さい程、残留磁気の方向が良く揃っていることを意味している。

室原山2号遺跡の残留磁気の平均方向

Im (度 ) Dm(度 E) k α 95 (度 ) n/N 消磁磁場 (Oe)

53.52 ９

守 1985 1.50 6/24 200

‐ｍ
　
Ｄｍ

n/N:採用試料数/採取試料数

4 室原山 2号遺跡の地磁気年代

図4は室原山2号遺跡の残留磁気の平均方向 (+印)と 誤差の範囲 (点線の楕円)お よび広岡に

よる西南日本の過去2000年間の地磁気永年変化曲線である。地磁気年代を求めるには、残留磁気の

平均方向 (+印)に近い点を永年変化曲線上に求めて、その点の年代目盛りを読み取る。年代誤差

も同様にして誤差の範囲(点線の楕円)か ら推定できる。地磁気永年変化曲線の重なり合いのために、

中世と弥生時代に属する2つの年代候補値が可能となるが、弥生時代は考古学的に考えられないの

:平均伏角

平均偏角

k:Fisherの信頼度係数

α95:95%誤差角
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で中世の年代値を選ぶ。このようにして、室原山2号遺跡の地磁気年代としてADl175± 25を得た。

室原山 2号遺跡の地磁気年代

ADl175± 25
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図の説明

図 1 室原山 2号遺跡の試料採取位置

▲ 交流消磁をしても残留磁気の方向の分散が非常に大 きい。データを省略。

● 離れた 2ヶ所の残留磁気の方向が揃うことから鉄の影響を無視できる。

年代推定にデータを採用。

■ 鉄の影響が明瞭。年代推定にデータを不採用。

O交流消磁をしても/残留磁気の方向が分散する。年代推定にデータを不採用。

図2 室原山 2号遺跡の自然残留磁気 (NRM)の)方向

図3 室原山2号遺跡の交流消磁 (2.OmT)後の残留磁気の方向

NRMの方向が大きく分散した試料を除外。図 1の試料位置で、Aは●に、Bは■に対応。年

代推定のためのデータとしてAを採用。

図4 室原山2号遺跡の残留磁気の平均方向 (十 印)と 誤差の範囲 (点線の楕円)お よび広岡によ

る西南日本の過去2000年間の地磁気永年変化曲線
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付編5 室原山2号遺跡の熱ルミネッセンス年代測定調査

ジオクロノロジージャパン (株 )

はじめに

室原山2号遺跡の岩石試料についてその焼成時代を明らかにする目的で、岩石試料について熱ル

ミネッセンス年代 (以下TL年代)測定を行った。また、一部試料ではその状況によりESR年代測

定を実施した。

1.試  料

試料は、岩石試料 4検体である。

2. TL・ ESR年代測定の原理

自然界には宇宙線を始め、岩石中の放射性元素から放出される各種の放射線が存在している。よ

く知られているように、ガンマ線、ベータ線およびアルファ線は最も普通的な自然界の放射線であ

る。

岩石中の鉱物や貝殻などの絶縁性物質がこれ らの放射線 を被爆すると、結晶格子中で原子の周囲

を回転 している電子の一部が励起 されて電離 し、エネルギー レベルの高い格子欠陥や不純物原子の

位置に捕獲される。このような捕獲電子は、測定試料の生成年代 と比例的に増加するので、ESR(電

子スピン共鳴)年代測定法やTL(サーモルミネッセンス、熱蛍光)年代測定法に利用されている。

ある鉱物の年代値には、鉱物が生成 してからの時間 (鉱物が数十
°
Cに 冷却 してからの時間)の ほ

かに、単位時間あたりに被爆する放射線の強さ、および、その鉱物固有の性質 (TL o ESR感受性 )

などが関係 している。

ESR法では、石英中のE'中心 (Si‐0‐Si結合のOがなくなり、代わ りに電子 1個が捕 らえられた

もの)、 OHC(Siと 結合 していない酸素が正孔を捕 らえたもの)、 Ge中 心 (Geが Siを 置換 し、さら

に電子 1個 を捕らえたもの)な どが年代測定に利用されている。これらの捕獲電子は、それぞれ固

有のエネルギー (ス ピン速度)を持ってお り、耐熱性に対応 した別個の年代を示すのが特徴である

(通常、E'→OHC→ Geの順序で古 くなる)。 また、 1つの試料を用いて繰 り返し測定が可能である。

TL法では、試料を加熱すると捕獲電子が伝導帯 レベルまで励起され、基底状態に戻るときに光

エネルギーを放出する現象を利用する (図.1参照)。 これを熱蛍光現象あるいはサーモルミネッセ

ンス (TL)と 呼んでいる。放出される光エネルギーは種々のエネルギーレベルの電子に由来して

お り、TL法は感度が非常に良いが、物理的には複雑な現象を対象 としている。また、試料を 1度

加熱すると、蓄積された熱蛍光が放出されるので、同一試料を繰 り返 し測定することはできない。

しかし、TL法 は、低結晶質鉱物やガラスでも原理的に年代測定が可能であり、しかも、微量の試

料量 (数mg～数十mg)でも測定可能であるので、他の手法では困難な試料や若い試料にも適用で

きる。
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電 子

L◆

(a)照  射 (b)保 存 (c)加 熱

図.1バ ンドモデルに基づく熟蛍光発光過程 (橋本、1993)

放射線エネルギーの吸収によって、価電子帯の電子 (●)は伝導帯に上り伝導電子となるが、一部

は禁制帯の中の捕獲部位 (T)に捕捉される。正孔 (○)は禁制帯の低い準位に存在する蛍光中心 (L)

に捕捉される ((a)→ (b))。 Tの電子は加熱によってTよ り高い準位に励起され、直ちにLへ転移し

正子とと再結合し、L固有の準位レベルに相当するエネルギーを光 (TL)と して放出する (c)。 発光量

は昇温速度にも依存するが、主として捕捉されている電子の濃度すなわち吸収線量に比例する。

TLおよびESR年代値は、対象鉱物が生成してから現在までに受け取った化石線量あるいは等価線量

(ED)と 、試料が 1年間に被爆する年間線量 (AD)の比で与えられる。通常EDは、天然試料に既知量

の波射線 (ガンマ線)を段階的に照射し、照射線と信号強度の変化状況から求められる。例えば、再生

法では、天然と人工のTL信号が一致する照射線量をEDと している。一方、ADは試料を採集した現場

にTL素子を一定期間 (3～ 6ヶ月)セ ットして見積もる方法と、試料を持ち帰り放射性元素 (U、 Thお

よびK)の含有量を求めて算出する方法とが一般的である。しかし、前者は日数がかかるうえ、現在の

線量率を過去まで適用できるという保証はない。後者は放射性ガス (ラ ドン、トロン)の逸散が評価で

きないが、簡便的であるので、通常のTL・ ESR年代測定では多用されている。

T

～
争
ミ
峠
Ｈ

光放出
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図.2 断層年代を求めるモデル図

断層粘土や変質岩の年代測定では、岩石の生成 (図 .2の 原点 0)以来蓄積されていたTL信号や

ESR信号 (図 .2のFo)が、断層運動による摩擦熱や温泉水の熱により消失 (アニーリングまたはリ

セット)し、その後再び蓄積された信号を計測することによって、断層運動の年代や変質年代が推

定される (図 .2の 実線Fp)。 しかし、加熱時に蓄積された信号が一部でも残ると、熱イベントの時

期より古い年代が得 られることになる (図。2の点線Fp+α )。 また、熱イベントの影響によりTL・

ESR感受性が変化 し、正確な年代が得 られない可能性 もある。TL・ ESR信号が完全に消失する条

件は、加熱温度と加熱時間に主に関係 し、石英のTL信号は500° Cで数分以内であるが、100° C以下

でも1万年も加熱されれば充分である。

熱イベント時にTL信号が完全にリセットされたか否かは、粒子毎の年代を求めれば、ある程度

推定できる。例えば、熱的な影響を受けていない火山岩中の石英粒子は、10～ 15粒子測定すると平

均値の標準誤差が10°/0以 内であるので、標準誤差が10%を 超える試料は、リセットが不完全であっ

たか、あるいは、時代の異なる粒子を含んでいると解釈される。

3.実 験方法

TLやESR年代測定用の試料採取には、捕獲電子が熱や光に弱いことを考慮する必要がある。例

えば、露頭表面では太陽光の紫タト線によって信号が弱 くなっているので、表面下10cm以深の試料

が望ましい。採集後には不透明かつ不透水性のポリ袋に入れ、太陽光や蛍光灯に直接さらされない

ように注意する。断層破砕帯では、角礫部は信号が完全にゼロセットされていない可能性があり、

通常粘土化帯を対象とする。

試料重量は、少なくとも50g必要で、通常200gを標準として処理している。鉱物分離後に純粋な

物質 (石英、貝殻)と してTL年代測定には約100mg、 ESR年代測定には約500mgが必要である。なお、

今回の試料は焼成された試料と推定されることからいわゆるバルク法で行っている。

今回の実験でのTL・ ESR年代測定のフローチャートを図.31こ 示す。
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年間線量・

成分分析試料

含水比(重量法)

年間線量測定

舗分 (粒径分離 )

必要分析量 :

100mg× 2× 7=1,400mg

ESR信号確認

TD測定。各試料100mg

人工照射 :1,000Gy

6段階各試料(100mg× 2)

人工照射 :1

6段階各試料(100mg× 2)

ESR測定 条件 :

マイクロ波周波数  :9.444GHz
マイクロ波出力  :lmW
変調幅     :100kHz,0.05mT
応答時間    :1.0秒
掃引時間    :8分

図.3 TLoESR年 代測定フローチャー ト
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3.1 試料処理

1)試料を2分割し、一方を等価線量 (ED)、 他を年間線量 (AD)の測定に用いる。

2)ED測定用試料は、粉砕時に摩擦熱が発生し信号強度を低下させるので、水中において手でほ

ぐすか、あるいは、ステンレス鉢に試料と水を入れ、軽 く粉砕する (写真 1)。

写真 1

ステンレス鉢

に試料 と水 を入

れ軽 く粉砕する

3)粉砕後に細粒部 (粘上部分)を洗い流す (写真 2)。

写真2

細粒の粘土分

を洗い流す
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4)100° C以下に設定したホットプレー トの上で乾燥する (写真 3)。

5)EDの測定に用いる16メ

する (写真 4)。

ノシユ (直径1,Omm)～ 30メ ッシュ (直径0.5mm)

写真 3

100° C以 下 イこ

し た ホ ッ トプ

レー ト上で乾燥

させる

の粒子 を師で回収

写真4

16メ ッシュと

30メ ッシュの飾

で帥い分けする
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6) ハンドマグネットを用いて磁性鉱物を除く (写真 5)。

写真 5

ハ ン ドマ グ

ネ ッ トで磁性鉱

物を除 く

3.2 TL]盆 度測定

TL強度測定は、化成オプ トニクス仰製熱蛍光線量計システムKYOKKO TLD READER 2500を

用いた (写真 6)。

写真 6

TL強度を測定す

る

測定条件は、温度範囲 :室温～500° C、 昇温速度 :2分、強度積分範囲 :200～ 400° Cである。天

然のTL強度を測定後、粒子を加熱皿に残 したまま、同じ条件でバックグラウンドを測定し、天然

のTL信号が完全に放出していることを確認する。
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3.3 ESR信 号測定

ESR信号測定は、 日本電子lMIESR測定装置JES―FA100を 使用 した (写真 7)。

写真7

ESR信 号 を測

定する

計画の測定条件は図 3に示 した通 りであったが、日標としていたAお よびDの ESR信号がほとん

ど認められなかったことからB～C間 の信号を精密に測定することとし、また、ESR信号が出来る

だけ鋭敏に表現される条件を試行錯誤により設定して以下のとおりとした。

<計画の測定条件>

室温下、マイクロ波出力 :lmw、 磁場変調幅 :0.05mT(100kHz)、 掃引磁場 :339± 50mT/G、

増幅率 :1× 1,000、 応答時間 :0.3秒 、

掃引時間 :8分

<実施の測定条件>

室温下、窒素ガス循環による乾燥状態、マイクロ波出力 :lmw～ 10mW、 磁場変調幅 :0.05mT

～0.2mT、 掃引磁場 :336± 10～50mT/G、 増幅率 :l Xl,000、 応答時間 :0.3～ 1.0秒、掃引時間 :

4～ 8分
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HOHC‐ B

図.4 ESR信号チャートアヾターン

図4.に検出されたESR信号チャー トパターンを示 した。スメクタイ トを反映していると見られる

Fukuchi and lmai(1998)に おけるシグナルBお よびCを HOHC‐B,Cで示 している。また、石英を

反映しているシグナルをPO,OH,E'で 示 した。

このうちOH、 E'は、試料中の石英含有量が少ない、破砕されている可能性があることから明瞭

なピークは得られなかった点と、Bシグナルの位置では源試料では信号が見られなかったことから、

解析には使用していない。解析には、スメクタイト信号のうちCシ グナルを使用した。

3.4 等価線量 (P)。 標準誤差 (EP)。 相対誤差 (RP)

天然のTL・ ESR強度を測定した試料とは別に4分された試料をアルミホイルに包み、コバルト

60か らのガンマ線を照射する。照射量は天然の信号強度から判断して1,000～ 6,000Gyの 1,000Gy毎

の6段階とした。

等価線量は、天然試料とガンマ線照射を行った試料の信号強度の変化を次式の飽和曲線に回帰さ

せて求めた (大村・桜本、1984)。

IQ=I∞ [1‐ exp{‐ (P+Q)/t}]

ここで、Qは ガンマ線照射量、Pは等価線量、 IQはガンマ線照射量Qの時の強度、 I∞は信号の

飽和値、 tは定数である。等価線量の相舟誤差RPは、回帰線の相関係数をrと すると、RP=(卜r)

で与えられる。
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3.5 年間線量 (D)。 標準誤差 (ED)。 相対誤差 (RD)

年間線量は、放射性元素の含有量を分析 し、計算によって求める。分析は、Uと Thは誘導結合

プラズマ質量分析 (ICP―MS)装置 (パ ーキンエルマー製ELAN9000)、 K20は 誘導結合プラズマ発

光分析 (ICP―OES)装置 (パ ーキンエルマー製Opdma3000)で行った。また、含水比は重量法で

ある。

測定試料の年間線量DはHenning and Grun(1983)お よびFukuchi and lmai(1998)の 3式によっ

て求められる。

D=たOα [Dα /(1+1.49△ )]+Φ 8[D8/(1+1.25△ )]+OY[DY/(1+1,14△ )]

ここで、′はアルファ線の発光効率で、モンモリロナイ トについては測定されていないが、珪酸

塩鉱物は0.05～ 0,15と されているので (Ikeya,1993)、 ここでは0.10の 値を使用 した。 Oα 、 Oβ 、 0ノ

は、それぞれアルファ線、ベータ線、ガンマ線の減衰係数で、トロンおよびラドン損失がない場合、

Fukuchi and lmai(1998)の 表 5に よれば、直径<20μ ではOα =0,86、 Φ′=0,98、 (ガ ンマ線は透過

力が大きいので)0″ =1.0で ある。Dα 、DF、 らは、それぞれアルファ線、ベータ線、ガンマ線の放

射線量で、Nambi and Aitken(1986)の データから、以下のように求められる。

現 =0,739Th+2,781U

つβ=0.0286Th+0.147U+0.676K

D/=0.0521Th+0.l136U+0.202K

ここで、Thは トリウム濃度 (ppm)、 Uは ウラン濃度 (ppm)、 KはK20の含有量 (%)である。

SampleNo.41こ ついて、現、DF、 動 を求めると、以下のようになる。

Dα =0.739× 9.62+2.781× 2.47=17.2281

P′ =0.0286× 9.62+0.147× 2.47+0.676× 3.52=3.0177

Eち =0.0521× 9,62+0。1136× 2.47+0.202× 3.52=1.4928

以上の値を年間線量の式に代入すると以下のようになる。

D=0。 10× 0,86[17.2281/(1+■49× 0.144)]+0.98[3.0177/(1+1.25 X O。 144)]

+1.00[1.4928/(1+1.14 X O,144)]=4.77835(InGy/a)

年間線量の相対誤差 は、普遍的な計算方法は存在 しないが、ここでは次式か ら求めた。
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ただ し、RT、 RU、 RKは Th、 U、 K20の分析値の相対誤差で、ここでは分析限界値/分析値 とす る。

SampleNo.4で イま、RT=0.05/9.62=0.0052、 RU=0.01/31.3=0,00405、 RK=0.01/3.52=0.00284で あるので、

RDは以下の ようになる。

D=∇o.oo522+0,00範52+0.002842=0。 00717

したがって、年間線量の標準誤差ED(いわゆる 1シ グマ)は次式で与えられる。

ED=RDXD=0,00717× 4,77885=0,03428(mGy/a)

3.6 年代値 (Y)。 標準誤差 (EY)。 相対誤差 (RY)

TL・ ESR年代は、等価線量を年間線量で除して得られえる。

F(たの =i:=洗 =0,34たα

年代の相対誤差は、等価線量と年間線量の相対誤差の二乗和の平方根で与えられる。

尺y=7訳P2+RD2=70.074202+0。 076192=0,07619

したがって、年代の標準誤差 (いわゆる 1シ グマ)は以下のようになる。

EY=RY× Y=0.07619× 157,9=16.8ka
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3‐7 器機校正

TL強度の測定を行った熟1蛍光線量計システムTLD2500については、6ヶ 月毎および随時に以下

のような校正を実施している。

1)TLD素子 (高感度MSO‐S)を 40ば Cで15分間加熱し、蓄積された信号をアニーリングする。

2)TLD校正用線源226Ra(繰量率0.536mSv/hF)を 用い、5～‐7 mSvを照射する。

3)こ の素子のTL強度を5回測定し、その平均値を器機に入力する。

ESR信号測定に使用した日本電子伽ESR測定装置JES‐FA100(写真7)は、6ヶ l月 毎および随時

に次のような校正を実施している。

1)年代標準試料の石英および人工石英 (年代 Okム)のそれぞれ天然試料とガンマ線照射試料 (5

段間程度)を準備する。

2)それぞれの信号を測定し、前回までの測定値と比較、校正する。
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4.測定結果

4.l TL年代測定

4試料について行った予備測定で、いずれの試料についても明瞭なグロー曲線を得ることができ

なかった。このなかで、石英のピークがやや見 られた試料はNo.4であるが、通常の石英の示すピー

ク位置 (450° C前後)と は異なることから、試料粒子表面の酸化部分がTL発光を阻害 している可

能性がある。試料No.4のTLグロー曲線を図.5に示す。

Temperature(° C)

図.5 試料Noi4のTLグロー曲線

この図に示すようように、石英の発光を示す明瞭なピークは見られないことから、TL年代は算

出できなかった。

4.2 ESR年代測定

TL強度測定で年代算出の可能性が高い、試料No.4についてESR年代を行った。年間線量率を算

出するためと岩石の状況を考察するために、No.4試料については、U、 Th、 Kの分析のほかに主成

分および希土類の分析を行った。分析結果は表。1全岩化学分析結果表に示すとおりである。また、

希土類のREEパターン (ス パイダーダイヤグラム)は、付図に示す。

兆
や唱の
目
ど

・
日

＞
涅
ψ

口
辟

10050
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表.l TLo ESR年 代測定試料 (No.4)の全岩化学組成

Element At,No. Units Detect.Liコait method No.4
Si02 % 0.01 FUS―ICP 6812
Ti02 % 0.001 FUS―ICP 0417
A1203 % 0.01 FUS‐ICP 17.76

Fe203 % 0.01 FUS―ICP 3.05

AIInO % 0.001 FUS―ICP 0328
VIgO % 0.01 FUS‐ICP 0.69

CaO % 0,01 FUS―ICP 0.15

Na20 % 0.01 FUS―ICP 0.81

K20 % 0.01 FUS―ICP 3.52

P205 % 0,01 FUS―ICP 0.01

LOI % 0.01 FUS―ICP 5.00

total % 99.87

Be 4 ppm 1 FUSぃICP 2

Sc 21 ppm 1 FUS―ICP 8

V つ
υ

の
と ppm 5 FUS―ICP 40

Cr 24 ppm 20 FUS―MS 20

Co
，

ｒ
つ
々 ppm 1 FUS‐MS 5

Ni 28 ppm 20 FUS―WIS <20

Cu 29 ppm 10 FUS―MS <10

Zn 30 ppm 30 FUS一MS 70

Ga ppm l FUS―MS 20

Ge ９

″ ppm 0.5 FUS―�笙S ■5

As つ
じ

つ
υ ppm 5 FUS―MS く5

Rb ，
イ

つ
υ ppm l FUS―MS 124

Sr 38 ppm 2 FUS―ICP 66

Y 39 ppm 0.5 FUS―MS 55,4

Zr 40 ｍ
一

ｐｐ

一
l FUS―ICP ０

じ
資
υ

Nb 41 ppm 0.2 FUS―MS 7.0

�笙o 42 ppm 2 FUS―MS <2

Ag ワ
ｒ

刀
仕 ppm 0.5 FUS一MS <0.5

In 49 ppm 0.1 FUS― A/1S <0.1

Sn 50 ppm 1 FUS―MS つ
る

Sb ppm 0.2 FUS‐MS
Cs 55 ppm 0.1 FUS―MS 8.6

Ba 56 ppm つ
υ FUS―ICP 503

La 57 ppm 0.05 FUS―MS 73.10

Ce 58 ppm 0,05 FUS―MS 79,40

Pr 59 ppm 0.01 FUS―MS 1750
Nd 60 ppm 0.05 FUS―MS ０ワ

イ
つ
０

盗
υ

Sm 62 ppm 0.01 FUS―MS 12.30

Eu Ｏ
υ

悛
υ ppm 0.005 FUS―MS 2.680

Gd 64 ppm 0.01 FUS―MS 10.40

Tb 65 ppm 0.01 FUS―MS 1.68

Dy 66 pp皿 0.01 FUS―MS 910
Ho ワ

ｒ
状
） ppm 0.01 FUS‐MS Ｏ

Ｏ

Er 68 pp皿 0.01 FUS―�IS 5,12

Tm 69 ppm 0.005 FUS―MS 0.802

Yb 70 ppm 0,01 FUS―MS 5.04

Lu ワ
Ｖ ppm 0.002 FUS―MS 0.781

Hf ９
″

ワ
ｒ ppm 01 FUS―MS 4.1

Ta つ
０

，
Ｖ ppm 0,01 FUS―MS 0.61

W 74 ppm 0.5 FUS―MS ９

留

Tl 81 ppm 0.05 FUS―MS 1.08

Pb 82 ppm 5 FUS―MS 36

Bi 83 ppm 0.1 FUS―MS 0.9

Th 90 ppm 005 FUS―MS 9,62

U 92 ppm 0,01 FUS―MS ７
ｒ

４つ
々
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天然試料およびガンマ線照射を行った試料のESR信号は図.6に示すとお りである。

試料名 :No.4剛0千

■
~■~千

1:~:1■1二1■
‐
II~:~■

‐
二1

3000

1000 十一一―…中

| | | |´ : | | | |

ェ I.  I

::iii:「||千
:i:ii:|:|:11

| | | 1 粍…
1・

|     l     i     l||||:illll‐2000
286.0  296.0  306.0  316.0  326.0  386.0  346.0  356.0  366.0  376.0  386.0

Filed

図.6 No.4試 料のESR信号

測定された各強度比を表.21こ示す。

表.2 試料No.4のESR測定データ

Dose Gy HOHC‐B PO OH E′ HOHC‐ C
0 ０ワ

ｒ
７
ｒ 12.0

００
０

刀
仕

９

“ 18,0 22.0

1,000 260.0 220.0 300,0 136.0 105.0

2,000 411.0 324,0 424.0 154.0 218.0

3,000 386.0 361.0 429,0 l13.0 86.0

4,000 466.0 ０Ｏ
υ

（
υ

刀
仕 445.0 ０ワ

ｒ
９
留

０，
Ｖ

資
υ

5,000 432.0 351,0 413.0 105,0 ０，
υ

Ｏ
υ

９

留

6,000 476.0 355,0 415,0 131.0 ００
じ

Ｏ
Ｏ
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表.3 試料No4の ESR年代

Ｎ。
�

Th
ppm

U
ppm

Ｋ２
。

％

Water

%
Ｐ
的

D
mGy/a

Ａｇｅ

Ｋａ

erFOr

±ka

No.4‐PO
9.62 2.47 3.52 5,00

1.80

53145‐

0.91 0.05

Nα4‐F 3446 &48 0,06

これらの測定データから、POお よびEl信号について年代を算出し、表.3に示した。

年代値は、それぞれ910± 50年 (PO)、 6,480± 60年 lEり を示すが、E〔工信号は試料が不純物を

含むくことから、実際の年代精度は低い可能性が高い。また、得られた年代値に大きな違いがある

が、試料の熟リセットが十分でなかった可能1性が高く、このことは、ESRの ほかの信号の天然線量

が大きいこと―と調和する。

-102-



参考文献

Aitken,よ江.J.,1978:Archaeological involvements of physics,Physics Reports.A Review of hysics

Lθtters 40C.277-351.

Aitken,M.」 Ⅲ1985:Thermoluminescence Dating.刀 εβdemicと 驚 esε Lοβ詭4, 1-359.

ッヽndo,A.,A/1ita,N. and Terashirna,S., 1987: 1986 values for nfteen GSI rOck reference samples,

``igneous rock series''。
(参θθδしandardsプVttwstteittr, 11,159-166.

Bell,WV.T.,1979:Thermolunlinescence datingi radiation dose― rate data.ッ 4rchβ fr7θ F7‐路 21,243-245。

Fukuchi,T.and lmat,N.(1998)ESR isochron dating of the Nojima Fautt Gouge,southwest

」apan,using ICP― �IS,an approach to nuid a。、v events in the fault zone.r/7:Parnell,J。 (ed。 )

Dating tt1/つ江aFvi9r7〆 Fとuid望弓りπ ″ どF■uid―Ro″ 力 era♂ 力́.6bttcar ttaそ霧 上
"&On

影 θ力♭ノPLμ先浄とβ汐力£ Vol.144,p.261‐ 277.

橋本哲夫、 1993二 年代測定のための超高感度熱蛍光測定装置の開発.平成 4年度科学研究費補助金

研究経過報告書.1‐266.

Hayashi, X/1., 1997: Otake― Hatchobaru geothermal field in Japan in relation to the

thermoluminescence index(TI).Proceθ ュing/肋θノ♂
脇
剛 りC―EDθ δθοry23rmノ δ肋んだβ∝

18,29-35。

Henning,G.」 .and Grun,R.,1983:ESR dating in Quaternary geology.Quaternary Science Rev。 ,2,

157-238.

池谷元伺、1981:ESR年代測定法.月刊地球。3,468-477.

池谷元伺、1984:続ESR年代測定法.月刊地球。6,212-217.

池谷元伺、1987:ESR(電 子スピン)年代測定 .

ム江eidahl, たヽ。, 1979: ThermoluHinescence datingi beta― dose attenuation in quartz grains.

ノ4rc&じο刀ヮθとr/21,61-72.

Nambi,K.S,V.and Aitken,M.」 "1986:Annual dose conversion factors for TL and ESR.

ッ生rchaeorrletry,28,202-205.

大村一夫・桜本勇治、1984:電子スピン共鳴年代の測定方法について。月刊地球、6,241-246.

Sato,T.,Suito,K.and lchikawa,Y.,1985i Characteristics of望費ツ?β″ど7ち &むηβんοβ σdtttzとom
力EF/rたリワ猛 朗 りβ�懲 27ど )ク観肋θrF/iこONICS,ご軸 ё,267-273.

佐藤高晴・水渡嘉―・市川米大、1986:断層部分か ら得 られた石英におけるESR信号 と熱ル ミネッ

セ ンス信号.ESR応用計測研究会講演要旨集.55-56.

Takashima, I., 1985: ThermOlunlinescence dating of volcanic rocks and alteration Hlinerals and

their application to geothermal history.コ∂v〃 δθブ SFИ 」apan,36,321-366.

Zen,A.and]王 ayashi,A/1.,1992 i Study on thermnolunlinescence dating of alteration H� nerals and

its apphcation to geothermal exploration.δθο沈 ズθd」記り ,五Эtty髄♂ι″夕「ラ1,1,38-49.

-103-



０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

ｍ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｍ

ｌ
　
　
Ｏ求
占
将
５
要
望
自
賣
）館

Nd Sm Eu Gd Tb Ho

図4ia エパイダーダィャイゲテムー

100α 00

100.Ю0

:   10.00

甚

1.1001

Ba Rb Th K INb Ta La Ce Sr Nd P

国44 マントルノーマライ|ズスパイダーデイやグ
'ム

Sm Zr IIf TX Tb V Tm Yb

(Thompson et― ar,19841

‐104-



100,000

ｒ

　

・
５

Ｓ

　

４図

K Rb Ba Th Ta Nb Cc P Zr Fビ Sm Ttt Y Yb

MORBノ ーマライズによるスパイダーダイヤグラム (Pearce,1983)

100.000

Sr K Rb Ba Th Ta Nb Ce P Zr HF Sm Ti Y

図4.6 01Tノ ーマライズによる微量成分スパイダーダイヤグラム (Pcarce,1983)

-105-



付編 6 室原山 3号遺跡製鉄関連遺物の分析調査

(株)九州テクノリサーチ・TACセ ンター

大澤正己・鈴木瑞穂

1.い きさつ

室原山 3号遺跡は島根県邑南町日和地区に所在する。調査区内では平面形が羽子板状 (1号 )と

ばち状 (2号 )の炭窯 2基が検出された。両炭窯床面より出上 した木炭破片の放射性炭素年代調査

の結果から、稼動年代は15世紀中頃から16世紀終盤に比定される。また周囲からは炉壁片、製錬滓

などの製鉄遺物が多数採取されたので、地域周辺の鉄生産の実態を検討する目的から、調査を実施

する運びとなった。

2.調 査方法

2-1.供 試材

Table lに 示す。製鉄関連遺物 8点の調査を実施した。

2-2.調査項目

(1)肉眼観察

分析調査を実施する遺物の外観の特徴など、調査前の観察所見を記載した。この結果をもとに、

分析試料の採取位置を決定している。

(2)マ クロ組織

本来は肉眼またはルーペで観察した組織であるが、本稿では、顕微鏡埋込み試料の断面を低倍率

で撮影したものを指す。当調査は顕微鏡検査よりも、広範囲で組織の分布状態、形状、大きさなど

が観察できる利′点がある。

(3)顕微鏡組織

鉱淳の鉱物組成や金属部の組織観察、非金属介在物調査などを目的とする。

試料観察面を設定・切 り出し後、試験片は樹脂に埋込み、エメリー研磨紙の#150、 #240、 #320、

#600、 #1000、 及びダイヤモンド粒子の 3μ とlμ で鏡面研磨 した。

また観察には金属反射顕微鏡を用い、特徴的・代表的な視野を選択 して写真撮影を行った。金属鉄

の調査では 30/Oナ イタル (硝酸アルコール液)を腐食 (Etching)に用いた。

(4)化学組成分析

出土遺物の性状を調査するため、構成成分の定量分析を実施 した。

全鉄分 (Total Fe)、 金属鉄 (Metallic Fe)、 酸化第一鉄 (FcO):容量法。

炭素 (C)、 硫責 (S):燃焼容量法、燃焼赤外吸収法

二酸化准素 (Si02)ヽ 酸化アルミニウム (A1203)｀ 酸化カルシウム (CaO)、 酸化マグネシウム (MgO)、

酸化カリウム (K20)｀ 酸化ナ トリウム (Na20)｀ 酸化マンガン (MnO)、 二酸化チタン (Ti02)ヽ
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酸化クロム (Cr203)｀ 五酸化燐 (P205)｀ バナジウム (V)、 銅 (Cu)、 二酸化ジルコニウム (Zr02):

ICP(Inducively Coupled Plasma Emission Spectrometer)法 :誘導結合プラズマ発光分光分析。

3.調査結果

MRB3-1:炉 壁

(1)肉眼観察 :熱影響を受けて、内面表層が薄 くガラス質化 した炉材破片と推測される。ガラ

ス質淳表層はごく弱い流動状で、被熱砂鉄や製錬淳の付着はみられない。胎土部分は淡褐色の粘土

質でスサや砂粒を少量混和 している。製鉄炉の炉壁片以外 (地下構造の一部)の可能性 も考えられる。

(2)顕微鏡組織 :Photo.l①～③に示す。内面表層のガラス質津部分の観察を実施した。淳中に

は熱影響を受けた石英 。長石類などが多数点在する。これらは炉壁粘土に混和された砂粒である。

表層部に淳や金属鉄粒の付着は見られなかった。

(3)化学組成分析 :Table 2に示す。強熱減量 (Ig loss)は 1.740/Oであった。強い熱影響を受け

て結晶構造水のほとんどが飛散した状態である。鉄分 (Fe203)が 1・09%と 低 く、酸化アルミニウム

(A1203)は 16.910/Oと やや高めで、耐火性には有利に働くと考えられる。

(4)耐火度 :1410℃ であった。中国地方の中世～近世の製鉄炉は全体に耐火性に優れる。当炉

壁も1400℃ を越える耐火性状であり、同様の傾向が窺える。

MRB3-2:炉 壁

(1)肉 眼観察 :MRB 3-1と よく似た炉材破片である。ガラス質淳部分はやや厚手で、やは り

被熟砂鉄や製錬淳の付着はみ られない。胎土部分は淡褐色の粘土質でスサや砂粒 を少量混和 してい

る。

(2)顕微鏡組織 I Photo。 l④～⑥に示す。内面表層のガラス質津部分の観察を実施した。淳中に

は炉壁粘土に混和された砂粒 (石英。長石類など)が多数点在する。また炉壁 (MRB3-1)と 同様、

表層部に淳や金属鉄粒の付着は見られなかった。

(3)化学組成分析 :Table 2に示す。強熱減量 (Ig loss)は1,73%であった。強い熟影響を受け

て結晶構造水のほとんどが飛散した状態である。鉄分 (Fe203)が 1・060/Oと 低 く、酸化アルミニウム

(A1203)は 17.00%と やや高めで、耐火性には有利に働く。炉壁 (MRB3-1)と 成分はよく似ており、

炉材は同一個所で採取された可能性も考えられる。

(4)耐火度 :1448℃ であった。炉壁 (MRB3-1)よ りも若干高めの耐火性状である。

MRB3-3:炉外流出洋 (多孔質)

(1)肉眼観察 :非常に多孔質で、軽い質感の炉外流出淳の破片である。本来の表面は2面に残

存しており、滑らかな流動状を呈する。淳の地の色調は黒灰色で着磁性はない。また表面に若千茶

褐色の鉄錆が付着するが、まとまった鉄部はみられない。

(2)顕微鏡組織 :Photo.2①～③に示す。淳中にはごく微細な淡茶褐色多角形結晶ウルボスピネ

ル (Ulvёspinel:2 FeO・ Ti02)｀ 淡灰色柱状結晶ファヤライト (Fayalite:2 FeO・ Si02)が晶出する。

砂鉄製錬津の晶癖である。また淳中には、熱影響を受けて外周部が津化した砂鉄粒子 (含チタン鉄
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鉱 に1り
も若干点在する。②③中央はその拡大である。さらに砂鉄粒子の両端には微細な金属鉄粒

が 2点確認される。 3%ナ イタルで腐食したところ、黒色オーステナイトの初晶と、地はレデブラ

イトの亜共晶組成の白鋳鉄組織が現出した。

(3)化学組成分析 :Table 2に示す。全鉄分 (Total Fe)32.090/0に 対して、金属鉄 (Metalhc Fe)0.30%、

酸化第 1鉄 (FeO)31.75%、 酸化第2鉄 (Fe203)10・ 170/Oの 割合であった。造津成分 (Si02+A1203

+CaO+MgO+K20+Na20)42.47%と 高値であるが、このうち塩基性成分 (CaO tt MgO)は 3.59%

と低めであった。砂鉄 (含チタン鉄鉱起源)の二酸化チタン (Ti02)は 8。94%、 バナジウム (V)0.38%

と高めである。また二酸化ジルコニウム (Zr02)0・ 720/O、 酸化マンガン (MnO)も 1.57%と 高値傾

向を示す。銅 (Cu)は <0.01%と 低値であった。

以上の鉱物・化学組成から、当鉄淳は砂鉄製錬津に分類 される。

MRB3-4:炉 外流出滓

(1)肉眼観察 :や や多孔質の炉外流出淳の破片である。本来の表面には級状の凹凸が著 しい。

また被面にはMRB3-3ほ どではないが気了しがかなり散在する。津の地の色調は黒灰色で着磁性は

きわめて弱い。表面には若干茶褐色の鉄錆が付着するが、まとまった鉄部はみられない。

(2)顕微鏡組織 :Photo.2④～⑥に示す。滓中には微細な淡茶褐色多角形結晶ウルボスピネル、

淡灰色柱状結晶ファヤライトが晶出する。砂鉄製錬淳の晶癖である。また淳中にはごく微細な金属

鉄粒が′点在する。⑤⑥はその拡大である。 3%ナ イタルで腐食したところ、ともに亜共晶組成白鋳

鉄組織が確認された。

(3)化学組成分析 :Table 2に示す。全鉄分 (Total Fe)34.65%に 対して、金属鉄 (Metahc Fe)0.120/O、

酸化第 1鉄 (FeO)9.56%、 酸化第 2鉄 (Fe203)38,75%の 害」合であった。造淳成分 (Si02+A1203

+CaO+MgO+K20+Na20)45,090/Oと 高値であるが、このうち塩基性成分 (CaO tt MgO)は 3.31%

と低値である。砂鉄 (含チタン鉄鉱)起源の二酸化チタン (Ti02)は4.54%、 バナジウム (V)0.30%

とやや低めであった。また二酸化ジルコニウム (Zr02)は 0・ 800/O、 酸化マンガン (MnO)1.11°/0と

高値傾向を示す。銅 (Cu)は <0.01%と 低値であった。

当鉄津も砂鉄製錬淳に分類される。炉外流出津 (MRB3-3)と 比較すると、チタン (Ti02)含

有率がやや低めであった。

MRB3-5:炉 外流出滓

(1)肉 眼観察 :緻密質の炉外流出津の破片である。上下面は流動状で、側面は4面が全面破面

となる。上面よりに大形の気孔が散在するが、緻密で重量感のある淳である。津の地の色調は黒灰

色で、着磁性はほとんどない。

(2)顕微鏡組織 :Photo.3①～③に示す。津中にはごく微細な淡茶褐色多角形結晶ウルボスピネル、

淡灰色柱状結晶ファヤライトが晶出する。砂鉄製錬淳の晶癖である。また流動津の接合部には筋状

の灰褐色層が見られるが、これはマグネタイト (Magnetite:Fe304)と 推定される。

(3)化学組成分析 :Table 2に示す。全鉄分 (Totat Fe)は 43.55%と やや高めで、金属鉄 (Metallic

Fe)は 0.04%、 酸化第 1鉄 (FeO)51.59%、 酸化第2鉄 (Fe203)487%の 割合であった。造滓成分 (Si02
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十A1203+CaO+MgO+K20+Na20)は 38.55%で 、このうち塩基性成分 (CaO tt MgO)は 2.200/0と

低値であった。砂鉄 (含チタン鉄鉱)起源の二酸化チタン (Ti02)は 2.690/O、 バナジウム (V)が 0。 180/O

と低めであった。二酸化ジルコニウム (Zr02)も 0.470/O、 酸化マンガン (MnO)0,660/Oと やや低め

傾向を示す。銅 (Cu)イま<0,01%と 低値であった。

当鉄津も砂鉄製錬津に分類される。炉外流出淳 (MRB 3-3、 4)と 比較すると、チタン (Ti02)

含有率が低い。よリチタン含有率の低い砂鉄を原料としていたか、やや還元雰囲気が弱い状態での

反応副生物といえよう。

MRB3-6:炉 外流出滓

(1)肉 眼観察 :緻密質の炉外流出淳の破片である。上下面と側面 1面は本来の流動状の表面で

他の側面は破面になる。破面には層状に気TLの 集中する部分がみられるが、全体的には緻密で重量

感がある。津の地の色調は黒灰色で着磁性はない。また表面に若千茶褐色の鉄錆が点在するが、ま

とまった鉄部はみられない。

(2)顕微鏡組織 :Photo.3④～⑥に示す。淳中にはごく微細な淡茶褐色多角形結晶ウルボスピネル、

淡灰色柱状結晶ファヤライトが晶出する。砂鉄製錬津の晶癖である。津中に炉壁粘土が若千巻き込

まれており (④右下暗色部)、 内部には砂鉄粒子を含む①⑤はその拡大である。また⑥の左寄りは

津中の微細な金属鉄粒で、3%ナ イタルで腐食したところ過共析組織 (C>0,77%)が確認できた。

(3)化学組成分析 :Table 2に示す。全鉄分 (Total Fe)39.190/0に対して、金属鉄 (Metallic Fe)0.09° /。、

酸化第 1鉄 (FeO)43.130/O、 酸化第 2鉄 (Fe203)7.970/Oの割合であった。造淳成分 (Si02+A1203

+CaO tt MgO tt K20+Na20)38.610/Oで、このうち塩基性成分 (CaO+MgO)は 1.860/0と 低値であっ

た。砂鉄 (含チタン鉄鉱)起源の二酸化チタン (Ti02)は 5,91%、 バナジウム (V)0.19°/。、二酸化

ジルコニウム (Zr02)は 0・530/Oで あった。また酸化マンガン (MnO)は 1.440/0と 高値傾向が著しい。

銅 (Cu)イま<0.010/Oと 低値である。

当鉄津も砂鉄製錬津に分類される。チタン (Ti02)含 有率は当遺跡出土製錬滓のなかではやや

高めである。

MRB3-7:炉 外流出滓

(1)肉眼観察 :非常に偏平な薄板状の炉外流出津の破片である。上面は非常に平滑な部分と、

細かい級状の凹凸がある部分とが混在する。側面は全面破面で、非常に微細な気了Lが散在するが緻

密である。淳の地の色調は黒灰色で着磁性はない。

(2)顕微鏡組織 I Photo.4①～③に示す。淳中にはごく微細な淡茶褐色多角形結晶ウルボスピネル、

淡灰色柱状結晶ファヤライトが晶出する。砂鉄製錬津の晶癖である。また津中にはごく微細な金属

鉄粒が多数散在している。 3%ナ イタルで腐食したところ、②で過共析組織③に亜共晶組成白鋳鉄

組織が確認された。

(3)化学組成分析 :Tab掩 2に示す。全鉄分 (Total Fe)35,39%に対して、金属鉄 (Metallic Fe)0.28%、

酸化第 1鉄 (FeO)3965%、 酸化第 2鉄 (Fe203)6.420/Oの害J合であった。造淳成分 (Si02+A1203

+CaO+MgO+K20+Na20)44.86%高 値であるが、このうち塩基性成分 (CaO tt MgO)は 3.490/0
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と低めである。砂鉄 (含チタン鉄鉱)起源の二酸化チタン (Ti02)は 5.25%、 バナジウム (V)0.300/O

であった。また二酸化ジルコニウム (Zr02)は 0・ 950/O、 酸化マンガン (MnO)も 1.34%と 高値傾向

を示す。銅 (Cu)イよ<0.01%と低値であった。

当鉄淳も砂鉄製錬津に分類される。化学組成は炉外流出津 (MRB3-4)と よく似ている。

MRB3-8:炉 材流出滓

(1)肉 眼観察 :MRB3-7と よく似た偏平な薄板状の炉外流出淳の破片である。上面は全面細

かい緩状の凹凸を呈する。側面は全面破面で、特に上面側に沿って非常に微細な気孔が散在するが

緻密である。津の地の色調は黒灰色で着磁性はほとんどない。

(2)顕微鏡組織 :Photo.4④～⑥に示す。滓中にはごく微細な淡茶褐色多角形結晶ウルボスピネル、

淡灰色柱状結晶ファヤライトが晶出する。砂鉄製錬淳の晶癖である。また淳中にはごく微細な金属

鉄粒が散在している。⑤⑥はその拡大で、3%ナ イタルで腐食した組織を示している。⑤は白鋳鉄

組織、⑥は過共析組織を呈する。

(3)化学組成分析 :Table 2に示す。全鉄分(Total Fe)35.16%に 対して、金属鉄 (Metalic Fe)0.020/O、

酸化第 1鉄 (FeO)40.17%、 酸化第 2鉄 (Fe203)5.60%の 割合であった。造淳成分 (Si02+A1203

+CaO tt MgO+K20+Na20)44.74%と 高値で、このうち塩基性成分 (CaO+MgO)は 3.480/Oと 低

めである。砂鉄 (含チタン鉄鉱)起源の二酸化チタン (Ti02)は 5.24%、 バナジウム (V)0.290/Oで あっ

た。二酸化ジルコニウム (Zr02)は 0,95%、 酸化マンガン (MnO)1.34%と 高値傾向を示す。銅 (Cu)

は<0,010/。 と低値であった。

当鉄津も砂鉄製錬津に分類される。化学組成は炉外流出淳 (MRB8-4、 7)と よ近似する。

4.ま とめ

室原山3号遺跡で採取された、中世後半の製鉄関連遺物を調査した結果、次の点が明らかとなっ

た。

(1)炉壁片 (MRN3-1、 2)内面のガラス質津部分には、鉄津や溶着金属の付着はみられな

かった。しかし後述のように、共伴する鉄淳がすべて砂鉄製錬淳であったことから、製鉄炉の炉壁

片と判断される。

耐火度は1410℃ 、1448℃ とともに1400℃ を超える耐火性状であった。中世以降、中国地方で発展

した大形製鉄炉の炉壁は全体に耐火性に優れる。高温操業に耐えうる炉材の選択であり、当遺跡で

も同様の傾向が窺えた。

(2)分析調査を実施した鉄津 6点 (MRN3-3～ 8)はすべて砂鉄製錬津に分類される。チタ

ン (Ti02)含有率は2.69%～ 8.94%と ややばらつきがあるが、邑南町の他の製鉄遺跡から出上した

砂鉄・製錬津の化学組成と比較すると 〔Fig,1〕 、チタン (Ti02)含有率 50/O前後の砂鉄が主な製鉄

原料であったと推測される。

また室原山3号遺跡出土製錬津は全体に鉄酸化物の割合が低めで、かなり歩留まりのよい操業と

指摘できる。淳中にはごく微細な金属鉄粒が複数観察されたが、その多くが吸災の進んだ過共析組

織～白鋳鉄組織を呈することも、比較的高温、強還元雰囲気で歩留まりの良い操業が行われた可能

-110-



性が高い。

今回採取遺物中には鉄塊系違物が含まれず、当遺跡周辺でどの|よ うな金属鉄が生産されたか直接

検討することはできなかった。しかし以上の特徴から比較的炭素含有量の高い鋼や銑 (鋳鉄塊)が

一定量生産されていたと推測される。

(注 )

(1)木下亀城 ,小川留太郎『岩石鉱物』保育社 1995

チタン鋏鉱は赤鉄鉱とあらゆる割合に混じりあつた固溶体をつくる。(申略)チ タン1鉄鉱と赤鉄鉱の回溶体には、

チタン鉄鉱あるいは赤鉄鉱の結晶をなし、全体が完全に均質なものと、チータン鉄鉱と赤鉄鉱が平行にならんで規則

正しい縞状構造を示すものとがある。

チータン鉄鉱は磁鉄鉱とも固溶体をつくり、こ―れにも均質なものと、縞状のものとがある。(中略)こ の|よ うなチ

タン錠鉱と赤鉄鉱ヽまたは磁鉄鉱との回溶体を含チタン鉄鉱Titaniferous irOn oreと いう。

-111-



Ta
bl
el
供

試
材

の
履

歴
と
調

査
項

目

Ta
b皓

2供
試

材
の

化
学

組
成

― 解 解 Ю Ｉ

符
号

遺
跡

名
遺
物

名
称

推
定

年
代

目
十
涅
11
百

メ
タ
ル

度

副
封
石

iT
貞

目

備
考

大
き

さ
(m
 r
n)

重
量

俊
)

マ
ク

ロ
監日

綿
柱

顕
微

鋳
組
織

ビ
ッ
カ
ー
ス

断
面

預
鷲

X線
回

折
EP
MA

化
学

分
析

耐
火

居
カ
ロ
リ
ー

MR
B-
1

室
原

山

3号

炉
壁

中
世

後
半

20
6X
15
6X
12
3

21
9巧

な
し

O
○

O

MR
B-
2

lF
~壁

19
2X
15
0×

68
14
8〔

な
し

O
O

O

MR
B-
3

炉
外

流
出

滓
(多

孔
質

)
99
X1
03
X4
4

32
84

な
し

O
○

MR
B-
4

炉
外

流
出

津
12
3X
45
X8
0

42
07

な
し

O
O

MR
B-
5

炉
外

流
出

津
78
X6
7X
51

40
96

後
し

O
○

MR
B-
6

kP
外

流
出

津
R4
×

4R
×

4ク
27
36

債
t´

0
0

MR
B-
7

kP
外

流
出

津
59
X4
4×

6
44
2

な
し

O
O

MR
B-
8

炉
外

流
出

滓
51
×
47
X8

40
0

な
し

O
O

符
号

遺
跡

名
遺
物
名
称

推
定
年
代

全
鉄

分

(T
ot
』

Fe
)

金
属
斜

峻
1ヒ

第
1鉄

(F
eO
)

崚
4し

第
2鉄

(F
e2
00
)

二
酸

化

畦
素

(S
i0
2)

骰
1ヒ

/'

ミニ
ウ
ム

(
A1
20
0)

段
1ヒ

刀
,

ァ ウ
ム

(C
aO
)

陵
1ヒ

マ
う

ネ
ツ
ウ
ム

(M
gO
)

聯 順 ぐＫ ２
。＞

駿
lE
ア

|

)ウ
ム

(N
a2
0

駿
1ヒ

マ
】

げ
シ (M
nO
)

二
酸

1ヒ

テ
タ
ン

(T
i0
2)

陵
1ヒ

ク
ロ
ム

Cr
20
。

)

硫
寅

五
酸

化
贈

(P
20
5)

戻
累

(C
)

′ゞ
チ
シ・
ウ
ね

二
酸

化
|

′°
ル
コ
ニ
ウ
ム

(Z
r0
2)
|

耐
火

憑

(°
C)

造
津
成
分

造
滓

成
分

「
ot
aI
 F
e

Ti
02

To
ta
I 
Fe

MR
R-
1

室
原

山
3号

F壁
中
世
後
半

73
1J

16
91

17
と

00
11

ｏ
Ｓ

７
４

9n
ク

76
40
,

0■
0`

MR
R―

ク
傾

壁
72
24

17
0(

16
(

05
て

00
0〔

Ig
 l
os
s

17
3

(0
01

9ク
OF

04
11

MR
B-
3

「
外

流
出

津
32
0(

31
7f

10
1

al
 o
,

00
25

03
E

07
と

42
4,

02
7(

MR
B-
4

F休
希

出
連

A4
∩

!
38
7t

28
(

1
o 
ac

45
0'

MR
B-
5

F外
冷
出
連

S1
5`

ク
97
f

00
21

38
5t

08
8〔

MR
R-
6

E択
補

出
連

39
1(

43
1〔

29
52

57
ラ

o 
oa
ラ

(0
0

38
61

01
51

MR
B-
7

F外
流

LB
滓

35
5(

39
6〔

aク
aF

ク
1`

52
〔

03
C

〈
00
1

12
6(

01
41

Mt
tR
―

R
い
外
流

出
滓

35
1そ

40
1弓

32
8

ク
01

00
ク

f
44
74

12
7を

01
4(

MR
N-
1

室
原

山

1号

巨
内

滓
近

世
～
近

代
29
0ラ

07
0

lR
`

0
00
3

02
C

〈
00
1

I
17
1

kP
外

流
出

津
37
8;

42
3(

02
(

59
0

〈0
01

42
7〔

11
01
5(

�
RN
―

ら
室

原
山

2号

肋
桜

中
世

63
9(

〈
00
1

64
7〔

06
0

〈0
01

00
Z

〈
00
1

0 
0R
Z

00
7`

�
RN
-6

炉
壁

17
0(

05
0

Ig
 i
os
s

34
3

〈
00
1

90
9互

69
93
〔

�
RN
-1
2

炉
外
流

出
滓

31
72

21
4(

20
9〔

31
31

11
02
〔

〈
00
1

04
0

44
3〔

13
91

03
66



Ta
b腱

3 
出

土
遺

物
の

調
査

結
果

の
ま
と
め

U:
Ui
vo
sp
in
el
(2
Fe
O 
Ti
02
)、

F:
Fa
yЭ

ht
e(
2F
eO
 S
i0
2)
、

M:
Ma
gn
et
に

e(
Fe
30
4)

Ｉ Ｐ 牌 ∞ ―

符
号

遺
跡

名
遺
物
名
称

推
定
年
代

顕
微
鏡
組
織

化
学

組
成

(0
/o
)

所
見

Ｔ
。
ｔ
ａ

Ｆ
ｅ

Fe
20
C

卿 餓
Ti
02

V
Mn
O

遣
澤

成
分

Cu

MR
B-
1

室
原

山
3拝

JH
馨

中
世

後
半

烹
膏

連
r石

述
.二

7T
箱

埋
オ

ヽ
型

●t
l店

ゐ
tF
H離

時
>I
t■

大
カ

ス
耐

I″
茜

4ヽ1
n4
盛

白
14
叶

MR
B-
2

「
外

流
出

津
お

緯
r石

章
.尋

石
類

'E
オ

ヽ
10
(

型
鉄

炉
の

炉
壁

片
と
推

定
さ
れ

る
ハ
耐

火
度

:1
44
8℃

、
優

良
性

状

MR
R-
3

JH
択

補
出

連
塵

部
1卜

F絡
凱

秘
終

で
合

子
な
ゥ
伴

鯨
】

紺
小

傘
属

鮮
対

白
繕

搬
ク
0(

10
17

4ク
4,

恥
終

凱
績

逮

MR
B-
4

F外
冷

出
注

酵
部

:U
+F
ヽ

微
小

令
属

鉄
対

:白
榛

鉄
38
75

03
C

11
1

砂
鉄

製
鎮

,率

uR
R-
5

JH
猟

補
出

連
4a
 S
f

an
 s
f

弥
f4
型

嶺
連

MR
B-
6

F外
冷

出
湾

凄
部

:u
tt
F、

炉
壁

片
ω

鉄
涅

在
〕
、
仙

小
令

目
鉄

対
:渦

共
新

組
織

39
1(

■
4
Z

砂
鉄

製
鎮

津

uR
R-
7

戸
択

補
出

1室
堂

tR
Jに

「

妍
川
、
会

自
44
埒

福
上

肝
畑

得
～

由
軽

44
畑

綿
at
t 
s(

5ク
!

o 
af

13
`

44
8F

弥
儀

型
嶺
・
IH

MR
B-
8

F外
希

出
淫

申
報

1に
F船

′
卜
全

目
44
貯

相
■
t肝

細
綿

～
由

俵
44
細

絡
02
C

砂
鉄

製
鎮

,睾



★ 室原山3号遺跡 (中世後半)製錬滓

(

今佐屋山   口 砂鉄 ■

(中 世 )

室原山2号   ☆ 砂鉄 ★

今佐屋山   ◇ 砂鉄 ◆
中ノ原    △ 砂鉄 ▲

タタラ山第l  o 砂鉄 ●
下稲迫        ▼

御添山        。

鮮
　
鮮
鮮
鮮
鮮
鮮
鮮

製

　

製

製

製

製

製

製

長源地2号   O砂 鉄 。 製錬滓
立岩3号       ● 製錬滓
道免         ● 製錬滓
瀧ノ上        + 製錬滓
米屋山        X 製錬滓
大金谷        ● 製錬滓
(近代 ?)
室山原1号       ★ 製錬滓

20 Ti02

1000
20    si02    40 ど00(Weight O/0)

厨g.1 邑南町内の製鉄遺跡出土砂鉄日製錬滓の化学分析結果

■値谷

(銑押し)

◆ 福岡山
● 菅谷

士こもり
2:上り
3:下り

日g.2明 治期以降のたたらの砂鉄日製錬滓の化学分析結果

◆      ＼

ゝヽ
μ巧

�
だ
③

とた 19

▼靖国
▲砥波

1にもり
2■Lり

3:下り

(weight%)
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MRB3-1
面表層がラス質

滓、被熱砂粒 (石英・長
石類)、 粘土混在

MRB3-2
④～⑥内面表層がラス質
滓、被熱砂粒(石英・長
石類)混在

③              400 μm

100 μm

⑥              100 μm

Photo.1炉壁の顕微鏡組織
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MRB3-3
炉外流出滓 (多孔質)

個)戸:部 :ウ ,レホ'スヒ
°
ネル・ファヤ

ライト、被熱砂鉄、微小金
属鉄粒散在、②③被熱
砂鉄 (含チタン鉄鉱)拡大、
金属鉄粒サイタルetch白
鋳鉄組織

②              l。 Owm

③              25μ m

MRB3-4
炉外流出滓
④滓部ウルホ

・
スヒ

°
ネル・ファヤ

ライト、微小金属鉄粒散在
③③金属鉄粒サイタルetch

白鋳鉄組織

Photo.2炉外流出洋の顕微鏡組織
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MRB3-5
炉外流出滓
①～③ ,宰部 :ウルホ

'ス ヒ
°
ネル

フアヤライト

(芋妾モ」音呂:マク
｀
ネタイト)

Photo 3炉外流出滓の顕微鏡組織
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MRB3-7
炉外流出滓
①～《),宰部ウルホ'ス ヒ

°
ネル・

フアヤライト、微 /1ヽ 金属鉄粒 :

ナイ例レetch白 鋳鉄

阿川μIRl■ 1lnfThll,inillRII「 IIIT11lnl‖ lTTli"II

MRB3-8
炉外流出滓
④～⑥滓部ウルホ

｀
スヒ

°
ネル・

フアヤライト、微小金属鉄粒
散在
⑤⑥金属鉄粒拡大、ナイタ
ルetch ⑤白鋳鉄組織、⑥
過共析組織

Photo.4炉外流出滓の顕微鏡組織



付編7 室原山3号遺跡の放射性及素(14c)年代測定調査

(株)地球科学研究所

報告内容の説明

崇備正 rrCttrG  :(同 位体分別未補正)14c年代
″
measured radbcarbon age″

r/aワ   試料の 14c/12c比から、単純に現在 (AD1950年 )から何年前 (BP)かを計算した年代。

7孝Ottrt    :(同 位体分別補正)14c年代
″
∞nvendon』 radbcarbon age″

r/aワ    試料の炭素安定同位体比 (13c/12c)を測定して試料の炭素の同位体分別を知り
14c/12cの 測定値に補正値を加えた上で、算出した年代。

試料のδ13C値を-25(‰ )に基準化することによって得られる年代値である。

(Stu�er,M and Polach,HA(1977)Discussion:Reporting of 14C data Radiocarbon,19を セ募照のこと)

暦年代を得る際にはこの年代値をもちいる。

∂ /Jε ,θ協

"  : 
この安定同位体比は、下式のように標準物質(PDB)の同位体比からの千分偏差 (%。 )

で表現する。

δ13c(%。 )=   (13c/12c)隔
式料]― (13c/12c)日 票準] x l。

。。
(13C/12c)[標 準]

ヒヒで、 13c/12c[標準]=00112372である。

酒F tt rt    i 過去の宇宙線強度の変動による大気中14C濃度の変動に対する補正により、暦年代を

算出する。 具体的には年代既知の樹木年輪の 14cの測定、サンゴのU―Th年代と
14C年代の比較、湖の縞状堆積物の年代測定により補正曲線を作成し、暦年代を算出する。

使用したデータセット :IntcaЮ 9

Heaton,et al,2009,Radiocarbon 51(4):1151-1164,

Reimer,et,al,2009,Radiocarbon 51(4)1111-1150,

Stuiver,et al,1993,Radiocarbon 35(1):137-189,Oeschger,et aL,1975,Te‖ us 27:168-192

(海洋性の試料に対しては、Manne09を 使用 )

較正曲線のスムース化に用いた理論

A Simpli■ ed Approach tO Calibrating C14 Dates

Talma,AS,Vogel,」 C,1993,Radiocarbon 35(2),317-322

灘定方瀧 ど こヽ闘 完 ザ 生タ

測定方法  AMS :加 速器質量分析

処理・調製・その他  : 試料の前処理、調製などの情報

前処理L add―』k』卜add:酸 ―アルカリー酸洗浄
acid washes:酸 洗浄
acid etch: 酸によるエッチング

none:未処理

調製、その他

Bone Cdttgen Extraction: 骨、歯などのコラーゲン抽出

Celi』ose Extracjon:木 材のセルローズ抽出

分析機関  BETA ANALYTIC INC.
4985 SW 74 Court,Miami,Fl, U S A 33155

卵 物 鵬露 賦

-119-
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C14年代測定結果 No.24326

試料データ         未補正14C年代(y BP) δ13C(permiけ   14C年代(y BP)

(measured radiocarbon age)                          (conventional radiocarbon ago)

Beta- 311742                      530+ 30         -25。 0

試料名 ( 38772)(1)

測定方法、期間  AMS Standard
試料種、前処理など charred materiЛ             add/』 k』yacid

530 + 30

Beta- 311743                      350±  30         -24.3

試料名 ( 38773)(2)

測定方法、期間  AMS Standard
試料種、前処理など charred mate� 』           acid/』 ktti/add

360 + 30

年代値はRCYBP(1950 A Dを 0年とする)で表記。モダンリファレシススタンダードは国際的な慣例としてNBS Ox』 おAttdの

C14濃度の95%を使用し、半減期はリビーの5568年を使用した。エラーは1ングマ(68%確率)である。
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CALIBRAT10N OF RAD10CARBON AGE TO CALENDAR YEARS

（」
ｍ
）
ｏ
⑮
∞
ｃ
ｏ
ｅ
Ａ
）０
も
０
匡

(Variablesi C13/C12=-25:lab.mult=1)

Laboratory nllmber: Beta‐ 311742

Conventional radocarbon age: 530』 OBP

2 Sigma calibrated resul偽 : Cal AD 1320 to 1340(Cal BP 630 to 61o alld

e57o probabil辻〕 Cal AD 1390 to 1440(Cal BP 560 to 51o

htercept data

htercept of radiocarbon age

with cattbration clIIrvei Cal AD 1410(Cal BP 540)

l Sigma calibrated resulti Cal AD 1400 to 1430(Cal BP 5ZЮ  to 520)

o8%pЮ babil� y)

530■ 30 BP Charred matettal

References:
正)ど彦αうパ♂,s9tr

かTX力4209
盈汐″力θ奮力必口働LO,こ髄山 s?

勉 ″恥ιチα′.,2009,買ιz′わctrrうοヵ5′ PFオ′′ir_′ ′67,R滅為″αみ299身 R蒻テοcれοη Я r79∫′′′′―Ff5α
d勉ルθちケ.,み′99玩 Rα務∝arぅοη J5rF,ff,7ザ8身 Ottε tttrj¢ ▲″.,′ 9る ,髭〃パ2殆758′92

胞 h¢前 発s閉¢E∫ば C〃力rtyJ力ヵsαヵtrBο

A乱馳pり修′勺クフアοα渤 ケο Cα′あ′肪力
=CF7五

カ′盗

孤ガ随 ,AS,Toζプ,デ ,C.,′ 999,Rα

"ο

θ″bοη,5r2,f,fみ 922

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
イ985 S II生 7/rr力 じο″′,Mα胞,,Fわ′泌α

=J′
55・ T,Jf rJθ」拒67づ′び7・ 風笏fr'θ5,びび;―θ97・ どMa,ど ,ιゼ協@胞J力θα力οヵεο″
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CALIBRATION OF RAD10CARBON AGE TO CALENDAR YEARS

(VariabLЫ c13/C12=-24.31ab.mult=1)

Lttboratory nllmber:  Beta‐ 311748

CcDnventioml radicDcarbon agei 360』 OBP

2 Sigma calibrated result: Cal AD 1450 to 1640(Cal BP 500 to 310)

o579 probabil五〕

htercept data

htercepts of radiocarbon age

with caLbradon cllrvei CЛ  AD 1490(Ctt BP 460)and
C』 AD 1600(Cal BP 350)and
Cal AD 1610(Ctt BP 340)

l Sigma calibrtted resultsi Cal AD 146Clto 1520(Cal BP 490 to 430)and

(68%PЮbability)Ctt AD 1570 to 1590(Cal BP 380 to 36Cl)and

Cal AD 1590 to 1630(Cal BP 360 to 320)

360■ 30 BP

1420    1440    1460    1480 1500    1520    1540    1560
Cal AD

Charred matettal

1580    刊600    1620    1640 1660

（∝
ｍ
）
Φ
め
ｏ
Ｅ
ｏ
ｅ
ｓ
ｏ
抱
ｏ
ω
匡

Referencesi
DtrJtrb餐 ¢〃sFrr

力
～
甲6棚

R破躍力じ盗力IMし霊 0'】″肋 sθ

物 ヵ乳¢▲α′,2θ09,R″ 力ω お oη 」′r7).′ ′づ′―

"フ
,R湧躍 rjヶ.α ち209完 尺緻力οじ餌 bο々刃 rつ f′′77-7′5Q

肋 ルιち″ ,み ′999,Rα 務∝ IIr肋乃,5rつ f′ ,7-′3身 Ottc佑銑 ¢チ″ 。,′975,陛〃が 2盈′

“

―′92
肋肋けル 阿肪たs“ s¢己ぎば θ″力 raJ力ヵ s39“誠 ο

AS激ノヵθJAPPr9p粉 すοC″力胞サ加
=CF7 D訪

奮

TrrJ晦,ス.&,y9=冴,J.じ.,799J,RIv″οε″うο2_95r2)∫,77‐ 922

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratoリ
7985∫ 昴17冷力Cο肱ちMぬれ,,FJ9rzry,J;′ 5,.Tσ J∫ 伊θ5矩 57づ′σ7・ 胞 ォ r'θ D‐966}θ 97・ ど―Mα,′∫防筋@胞ど,ο c,おοηじοヵ
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余勢野原遺跡 (平成20年度)

a.調査区遠景 (南西→
)

b.東西 トレンチ東端部 (西→
)

c.東西 トレンチ中央部

(東北東→
)

図版 1

とこ曇ェ |■

J予争't

1騒
夢 帯脊



余勢野原遺跡

東西 トレンチ西端部

(東北東→
)

南北 トレンチ 配水管

検出状況 (北北東→
)

東西 トレンチ 部分掘削

最終面 (北→
)



余勢野原遺跡 (平成21年度)

a.ト レンチ 1(北東→
)

b.ト レンチ4(東→
)

c.ト レンチ9(南西→
)



余勢野原遺跡

a.ト レンチ6・ 11(南東→
)

b.ト レンチ10(東南東→
)



余勢野原遺跡

a.出土遺物 I 焼物 (外面)

b.出土遺物 I 焼物 (内面)

▼

彎鶴
7‐ 14

曙暉
7-19

図版 5

■■2坦 聰・
も

dJ立ぜ
“

互豊も

ё
7-15

立。

８
．

‐ 。
8-9８

．
８

８
＾
７８

．
６

c.出土遺物工 木製品



室原山 1号遺跡 (平成21年度)

a.調査 1区全景

調査開始時 (東北東→
)

b.調査 1区 (南南東→
)

c.調査 1区 (南南西→
)



a.

室原山 1号遺跡

調査 1区 石垣及び鉄滓

堆積 検出状況

(西南西→
)

b.調査 1区 石垣及び鉄洋

堆積 検出状況 (東→
)

c.調査2区 炭窯跡

調査前全景 (北北西→
)

図版 7



図版 8 室原山 1号遺跡

a.調査2区 炭窯跡

完掘状況 (北北西→
)

b.調査2区 炭窯跡

調査後全景 (北北西→
)



室原山 1号遺跡

a.炭窯内部① 焼土壁検出

状況 (北北西→
)

b.炭窯内部② 暗渠検出

状況 (北北西→
)

c.炭窯内部③ 第2煙道部

から排煙ロヘ (西北西→
)

図版 9



図版 10 室原山 2号遺跡 (平成22年度)

a.調査前遠景 (東南東→
)

b.調査A・ B区遠景 (東南東→
)

c.調査B区遠景 (西南西→
)



室原山 2号遺跡

a.調査A区 本床状遺構及

び山側に 1本の小舟状遺

構と台状遺構 (南南東→
)

b.本床状遺構と山側に検出

した土坑 (南南東→
)

図版 11



図版 12 室原山 2号遺跡

製鉄遺構 平坦面山側の

際に溝 (西南西→
)

鉄やノロを流 した溝と

山側の小さな土坑群

(南西→
)

c.小舟状遺構内に充填され

た炉壁や焼土 (東北東→
)



a.

室原山 2号遺跡

本床状遺構内に充填され

た黒墨色土と撹乱の痕跡

(西→
)

b.本床状遺構内の工砂利

出土状況例 (東→
)

c.製鉄遺構山側の清周辺の

玉砂利出土例 (南西→
)

図版 13



図版 14

葦

1と,〔
軍工壕

室原山 2号遺跡

a.製鉄遺構と背後山側の

平坦面 (南南東→
)

b.製鉄遺構背後山側の平坦

面の遺構 (西北西→
)

洋iS.



室原山 2号遺跡

a.調査B区 平坦面出上の

石列状の割石群

(西北西→
)

b.調査B区 炭窯跡と前庭

部付近出上の割鉄 (南→
)

図版 15



図版 16 室原山 2号遺跡

炭窯内部 石材使用及び

暗渠は無い (南→
)

b.調査Btt SX01掘削状況

(南西→
)

c.SX01完掘後 (南南東→
)



a.

室原山 2号遺跡

(仮称)室原山 4号遺跡

製鉄遺跡 残存状況悪 く

詳細不明 (西南西→
)

b.(仮称)室原山 5号遺跡

中世の製鉄遺跡と考えら

れる (南東→
)

c.室原 I炉跡 島根県遺跡

地図 I石見編」114

(南南西→
)

孝

蘊

図版 17



図版 18 室原山2号遺跡

a.調査A区の製鉄遺構を中

心に出上した玉砂琴U

(計68個 )

b.製鉄遺構東側出上の鉄釘

及び調査B区 出上の鉄製

品

c.調査B区の炭窯跡付近出土

の錬鉄 (包丁鉄・割鉄)



室原山 3号遺跡 (平成23年度)

a.調査前全景 (北東→
)

b.炭窯完掘状況 (南東→
)

図版 19

c.第 1炭窯確認状況 (南東→
)



室原山 3号遺跡

第 1・ 第 2炭窯半裁状況

(南東→
)

b.第 1炭窯半裁状況 (南東→
)

c.第 2炭窯半裁状況 (南西→
)



室原山 3号遺跡

a.第 1炭窯完掘状況 (南東→
)

b.第 1炭窯完掘状況 (北西→
)

図版21

c.第 2炭窯完掘状況 (東→
)



図版22 室原山 3号遺跡

第 1・ 第2炭窯完掘状況

(南東→
)

調査前 スラグ堆積状況

(南→
)

除草後 スラグ堆積状況

(南→
)



浜田二次往違 (平成23年度 )

a.調査前近景 (北西→
)

b.除草後往違路面状況

(北西→
)

c.第 3ト レンチ調査状況

(西→
)



～f聰

浜田二次往還

第 2ト レンチ調査状況

(北西→
)

第 1ト レンチ完掘状況

(東→
)

第2ト レンチ完掘状況

その 1(北西→
)



浜田二次往還

a.第 2ト レンチ完掘状況

その2(北西→
)

b.第 3ト レンチ完掘状況

(西→
)

c.表採遺物 木呂穴のある

炉壁



報 告 書 抄 録

ふ り が な
よせのはらいせき。むろんばらやま1ごういせき。むろんばらやま2ごういせき・むろ
んばらやま3ごういせき。はまだみよしおうかん まいぞうぶんかざいはっくつちょう
さほうこくしよ

圭
日 名

余勢野原遺跡・室原山 1号遺跡・室原山 2号遺跡・室原山3号遺跡・浜田三次往
遠 埋蔵文化財 発掘調査報告書

副 書 名

巻 次 邑南町 埋蔵文化財調査報告書 第 6集

シリーズ名

シリーズ番号

編 著 者 名 角矢永嗣・佐々木義彦

編 集 機 関 邑南町教育委員会

所 在 地 〒696-0317 島根県邑智郡邑南町淀原153番地 l TEL0855-88-1127

発行年月 日 西暦 2013年 (平成25年 )3月

所収遺跡名 所在地

コ ー  ド

「Iヒ漁革 東経
発掘調査

期間

掘
査
積

発
調
面

査
因

調
原市町村

跡
号

遺
呑

余 勢 野 原

遺 跡

島根県

邑智郡

邑南町

中野

910番地

外

つ
０

∩
ν

刀
仕

刀
仕

９
留

Ｏ
υ

島根県遺

跡地図Ⅱ

(石見編)

J42

一 度

一 分

一 秒

一 度

一 分

一 秒

20090306

20090323

20090713

20090807

577至N

72.21N

圃場

整備

種  別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

散布地
土器・木製品

陶磁器

余勢野原遺跡の広がりを確

認することは出来なかった

所収遺跡名 所在地

コ ー ド

北緯 東経
発掘調査
期間

発掘
調査
面積

査
因

調
原市町村

跡
号

遺
呑

室原山 1号

述退 跡

日和

3254

番地29

324493

34度

55分

55秒

132度

22分

08ん少

20090924

20091208

521至N
農林業

用道路

種  別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

生産遺跡
製鉄遺構は不

明/明治以降

不 明

/炭窯

鉄塊系遺

物・鉄淳

製鉄遺構本体は調査 1区 よ

り北側に位置か ?詳細不明



所収遺跡名 所在地

コ ー  ド

】ヒ糸革 東経
発掘調査

期間

掘
査
積

発
調
面

査
因

調
原市町村

跡
号

遺
呑

室原山 2号
迫退 跡

日和

3254

番地15

Ｏ
υ

〔
ソ

刀
仕

お
生

，
″

つ
υ

34度

56分

01秒

132度

22分

17秒

20101001

20110311

5701N
農林業

用道路

種  別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

産遺跡

平安後期～室

町前期/明治

以降

製鉄遺構

/炭窯

鉄塊系遺物・

鉄淳・砂鉄・

玉砂利/割鉄

小舟状遺構が 1本

遺構周辺に玉砂利が散布

所収遺跡名 所在地

コ ー ド

】ヒ湘革 東経
発掘調査

期間

掘
査
積

発
調
面

査
因

調
原市町村

跡
号

遺
香

室原山 3号

遺 跡

日和

3254

番地13

つ
υ

∩
υ

刀
仕

刀
仕

９
，
つ
υ

34度

56分

04ん少

32度

21分

59秒

20110722

20110817

231ぜ
農林業

用道路

種  別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

生産遺跡

室町前期/戦

国後期～江戸

初期

炭窯 2基 庚化物

炭窯に近接する中世のもの

と思われる製鉄遺跡は、盛

土保護により未調査

所収遺跡名 所在地

コ ー ド

北緯 東経
発掘調査

期間

掘
査
積

発
調
面

査
因

調
原市町村

跡
号

遺
番

浜 田 三 次

往 還

日不日

3254

番地 13

つ
０

∩
ν

刀
仕

刀
仕

９

宮

つ
υ

島根県遺

跡地図Ⅱ

(石見編)

J207

34燿差

56分

03秒

132度

21分

59秒

20110623

20110715

13∬
農林業

用道路

種  別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

街道跡 江戸時代 な し
木呂穴のある

炉壁 (表採 )

路面は後世の攪乱により

消滅



島模県邑智郡 昌南暉

象勢野康遺跡,窒厳山1号遺跡善鍼韻12-号遺跡・

1観山3号鐸醐卜・浜HI三麟

1         西蔀区裁工事に鴨
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