
Photo.7 鍛造剥片の顕微鏡組織
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Photo.8 鉄滓と羽口胎上の顕微鏡組織
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Photo.9 鉄滓の顕微鏡組織
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Photo.10 含鉄再結合滓の顕微鏡組織 (粒状洋と鍛造剥片 )



Photo.11 含鉄再結合滓の顕微鏡組織 (含鉄部分 )



Photo.12 粒状滓の顕微鏡組織
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Photo.13 粒状滓の顕微鏡組織
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Photo.14 粒状滓の顕微鏡組織
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Photo.15 鍛造剥片の顕微鏡組織
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ONAKぃ 10‐口‐1 ①

懲

・ 弾

鍛造剥片

0.2mm厚み 磁着弱

①×3 外観写真
②×20 マクロ組織
③×400 no etch

①×100 ⑤×400王水etch

内層ヴスタイ ト

⑫NAK‐ 10‐口‐2 ⑥

鶴

l ,

|こ :れ・甍

諄
療

|ユ |

内層FeO

鍛造剥片

0.18mm厚み 磁着弱

⑥×3 外観写真
⑦×20 マクロ組織
①×400 no etch

③×100⑩×400王水etch
内層ヴスタイ ト粒状痕跡

⑩NAK‐ 10‐口‐3
①

ザ

⑫

鍛造剥片

0.17mm厚み 磁着弱

①×3 外観写真
⑫×20 マクロ組織
〇×400 王水etch
内層ヴスタイト粒状

Photo,16 鍛造剥片の顕微鏡組織
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Photo.17 鉄滓の顕微鏡組織
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Photo.18 粒状滓の顕微鏡組織
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⑮NAK‐ 13‐口‐1 ①

◆

粒状滓

3.6mm径、磁着弱

①×3 外観写真
③×20 マクロ組織 (0.84)
②×50③×100④×400
暗黒色ガラス質スラグ中

の金属鉄・微粒子

⑮ NAK‐ 13‐口‐2
⑤

●

粒状洋

2.4mm径、磁着弱

⑤×3 外観写真
⑩×20 マクロ組織 (0.92)
⑥×50⑦×100③×400
暗黒色ガラス質スラグ中

の金属鉄・微粒子

③ ⑩

Photo.19 粒状滓の顕微鏡組織
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Photo.20 粒状滓と鍛造剥片の顕微鏡組織



Photo.21 鍛造剥片の顕微鏡組織
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Photo.22 鍛造剥片の顕微鏡組織
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Photo.23 含鉄椀形鍛冶滓の顕微鏡組織
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Photo.24 含鉄椀形鍛冶滓の顕微鏡組織
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Photo.25 含鉄椀形鍛冶滓の顕微鏡組織
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Photo.26 含鉄椀形鍛冶滓の顕微鏡組織



Photo.27 含鉄鉄滓の顕微鏡組織
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Photo.28 含鉄鉄滓の顕微鏡組織
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Photo.29 再結合滓の顕微鏡組織
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Photo.30 羽口と椀形鍛冶滓の顕微鏡組織



Photo.31 含鉄椀形鍛冶滓の顕微鏡組織
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Photo,32 含鉄鉄滓の顕微鏡組織
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Photo.33 粗鉄艇の顕微鏡組織
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Photo.34 粗鉄鎚の顕微鏡組織
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①×50ナ イタルetch
まだら(斑)鋳鉄 (縮小 :0.7)
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Photo.35 鉄鍋の顕微鏡組織
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