
Photo.36 鉄鍋の顕微鏡組織
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Photo.37 粒状滓の顕微鏡組織
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Photo.38 粒状滓の顕微鏡組織
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Photo.39 粒状滓の顕微鏡組織



Photo.40 粒状滓と鍛造剥片の顕微鏡組織



Photo.41 鍛造剥片の顕微鏡組織
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Photo.42 鍛造剥片の顕微鏡組織
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NAK-16 ×10

Photo.43 上段 :羽口 (NAK‐6)のマクロ組織 (× 10)
下段 :含鉄椀形洋 (NAK‐16)の マクロ組織 (× 10)
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NAK-8 X10

NAK-8 ×20

Photo.44 再結合滓 (NAK‐3)のマクロ組織 上段 :(X10)下段 :(× 20)
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NAK-17 ×10

NAK-18 ×10

Photo.45 上段 :含鉄椀形滓 (NAK‐17)の マクロ組織 (× 10)
下段 :含鉄椀形洋 (NAK‐18)の マクロ組織 (× 10)
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NAK-19 ×10

NAK… 20 ×10

Photo.46 上段 :含鉄鉄滓 (NAK‐ 19)のマクロ組織 (× 10)
下段 :含鉄鉄滓 (NAK‐20)のマクロ組織 (× 10)
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NAK-21 X10

NAK-22 ×10

Photo.47 上段 :再結合洋 (NAK‐21)のマクロ組織 (X10)
下段 :羽口(NAK…22)のマクロ組織 (× 10)



NAK… 24 ×10
亨

NAK-25 ×20

Photo.48 上段 :含鉄椀形滓 (NAK‐24)のマクロ組織 (× 10)
下段 :含鉄椀形滓 (NAK…25)のマクロ組織 (× 20)
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F博i― |
趣

!」

Photo.49 上段 :粗鉄鈍 (切鉄 ?)(NAK…26)の マクロ組織 (× 10)

下段 :粗鉄鈍 (切鉄 ?)(NAK-27)のマクロ組織 (× 20)

NAK-26 ×10

NAK-27 ×10
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Photo.35① 撮影個所

鋳

掛

け

部

|― 鋳掛け部――>卜←鍋本体― 卜 耕 掛け部―>|

Photo.50 鉄製品 (鉄鍋)(NAK‐ 28)のマクロ組織 (× 10)
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Element

Na20

M80

A1208

Si02

P205

S

К20

Ca0

T102

Mn0

Fe0

Zr02

V208

Cr203

11

0,061

0.052

3,411

0.187

0.010

0.035

0.026

7.760

0.105

94.568

12

0.066

1.074

0.230

31.105

0。 100

0.007

0.046

8,787

0,372

0,404

69.605

O.664    0,062

0.067    0.018

Total   106.781  103,866

Element

Na20

MgO

A1208

Si02

P206

S

K20

Ca0

T102

M五〇

Fe0

Zr02

V208

Cr203

13

0,965

0,042

16,261

41.018

0.865

0,101

7.266

11`455

0,352

0。 128

29。 668

0.013

0。 025

14

0,060

14。 298

0.012

0,024

0.048

0,064

18,36生

0.184

70.922

0。 088

1.198

0.168

Photo.51 鍛冶滓 (NAK‐ 1)鉱物相の特性X線像と定量分析値
Total 108,152  105,312



Element   5
Na20      -
M80   0.235
A1208   1o,708

Si02     0.054
P205    0.019
S        ―

K20      -
CaO       一

T102   21.515
1hO      O.148
Pe0     69.O02

Zr02      -
V208    o,761
Cr203    0,037

8

1。 633

0.477

31.506

0。 155

0,005

0。 003

0.889

0.587

0.534

68.264

Tota1  102.474  104.078

Element   7
Na20      -
M80   0.376
A1208   47,094

Si02    o,352
P205    o.oo7
S        ―

K20      -
CaO      o.o15
ri02    5,576
臨0     0,294
Fe0     54.676
Zr02      -
V203     o,124

Cr208    0.o56

8

0。 987

0。 044

24.690

45.822

1.120

0。 054

1生。211

3。 717

0,754

0,047

15,759

0。 224

0,010

Total  108。 669  103,889

Element

Na20

M80

A1203

Si02

P205

S

K20

Ca0

T102

MnO

FeO

Zr02

V203

Cr203

Photo.52 椀形鍛冶滓 (NAK‐5)鉱物相の特性X線像と定量分析値  T°
ta1 102,017 103,141

9         10

0,023    0,039

1,600   13.867

0.071    0.257
-      0,041

0.018    0.007

-       0,407

3.176   17.917

0.144    0。 185

96.877   70。 473
-       0.059

0.109    0。 389
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Element  7    8
Na20      o。 310    0.022
M80        -       0。 980
A1203    80.751    0.207

Si02    82,957  31,776
P206      o.o43    0.152

S          ―       ―

【20      12.077    0,027

Ca0       0,041    1.725

Ti02      o,o87    0.180

Lh0       0.066    0.487

Fe0      1.327  68.563
Z■02       -       o,o31

V203      -      o.o29
Cr203     o.oo5     -

Total   lo7.654  104,079

Elemeat    9

Na20      -
Mg0   1,026
A1208   51。 773
Si02     o,o92

P205      -
S        O.003
K20      o,o29
CaC        ―

Ti02     3.408
M五O      o.118

Fe0      61.325

Zr02       -

V208     o。 91?

Cr203     o.oo9

10

0.026

0.034

16。 608

0。 134

0.019

0.054

0。 187

19.004

0,141

70。 299

0。 098

0.208

0.037

11

0.097

0,086

9.487

14.247

8,839

2.047

0.078

88.771

0,C69

rotal   108.700  105.699  113.670

Photo.53 鍛冶滓 (NAK‐7)鉱物相の特性X線像と定量分析値



Element  2    3
Na20      0.010    0,019
M80   0・ 164  1,606
Aと 209     1.174    0.107

Si02      0.122   82.007

P205      -      0,065
S        一       ―

K20      0.006    -
CaO        …       1,803

T102      4.182    0。 203

MA0       0,134    0。 684

Fe0      96.534   67.717
Zr02      0,020     -
V203    0.415  0,026
Cr203     0,081     -

Total   102.842  104.136

Elttent

Na20

M80

A1208

Si02

P20患

S

(20

Ca0

Ti02

Mn0

Fe0

Zr02

V208

Cr203

4

1.626

0,013

25,826

46.439

1.004

0,152

12.329

8.286

0.404

0.063

18,965

0.064

0.037

Photo.54 含鉄椀形滓 (NAK‐ 12)鉱物相の特性X線像と定量分析値  T°
ta1 103.208
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Eと ement

Na20

MgO

A1208

Si02

P205

S

K20

Ca0

T102

MnO

FeO

Zr02

V203

Cr203

3

0.003

0,091

1.176

0,065

4

0。 007

0,005

0.037

O.010    -
-       0.001

2,332    0.188

0,123    -
99.生 49  142.220

0。 988    0.098

0,171   0.016
0,024     -

Total    lo3.242  142.572

Element     5        6

Na20      o.958     -
M80   0,046  0.872
Aと 203     22,714    0.317

Si02       5,145    4.072

P205      1.o75    0。 184
S        O.089    -
K20       6.802    0.052
Ca0       11.764    1,717

T:02       o,9o7    0。 235
MhO        oo osO    o。 240
Fe0      22.559   67.984
Zr02       o,o70    0,020

V203       o.o28    0.017

Cr203     oo o41    -

Total 72,248   75.イ 10

Photo.55 椀形鍛冶滓 (NAK‐ 15)鉱物相の特性X線像と定量分析値
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Element

Na20

M80

A1208

Si02

P205

S

(20

Ca0

T:02

MnO

Fe0

Zr02

V203

Cr203

1

Ot OOS

O.028

0.088

0.072

34,896

0.063

0,044

89.984

0。 091

0.194

0.081

Total   126。 486

Photo.56 含鉄椀形洋 (NAK‐16)鉄中非金属介在物の特性X線像と定量分析値
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Elettent   17       18

Na20     0.011    0。 184

M80   生。438 0,599
A1203    5.719  16.210
Si02      9.980   88.700

,205      0,029    0,042

S         O.003    0.008

K20       0.698    8。 48生

Ca0       0.561    5.281

ri02     74.078    8.564

2.086    2.380

9。 747    4.603

0。 342    0,286

0。 960    0.073

0.005     -

Total   105,616  103.416

Photo.57 含鉄椀形滓 (NAK‐ 17‐ 1)鉄中非金属介在物の特性X線像と定量分析値

２

３
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制
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Photo.58 含鉄椀形滓 (NAK-17‐ 2)鉱物相の特性X線像と
定量分析値

Blement   16
Na20      0.214

Mg0      0 469
A1203    14,796

Si02     69,053

P205      0.025

S    0014
К20       4.646

Ca0       4.658
T102   5531
Mi0   1 852
Fe0       1 441
2r02      0 200

V203   0,055
Cr203       -

Blement    19

N        16.832

Ti      72,883
M8        1.594

V        5,146

Fe        3.545

-194-

Tota1   102 954

Tota1   100,000



Blement 1    2
Na20      -        

‐

M80   0・ 087  0.012

Alを09  0.321  -

S10,  0,02i  い

2205  0.012  -
S        O.008    0.003

(20   -    ―

CaO    ―    ―
T102  1.2とイ  0.098

袖0   0,lё4  -
Fe0  104.871 148,907

τr02   -   0.108
V208  0.170  -
Cr208  -    ―

8        4

1.980  0.274

0.224   32.515

31.991  0.094

0,0,9  0.014
-       0.002

0.044    0.03T

O.T2子   01019=

01224  8.9i9

0,814    0,172

69,S20   58.988

-   0,091

0,038  0.197

0.009    0.087

4ota1 106,798 149.128 104,486 生生0,718

BIement 5    6    7
Na20   -   0.880  0.087
Mg0   0,096  0.029  0,068

Aと 208  0.イ 31 20.444 16,878

Si02  0,504 42.944  0,204

P205  0,002  1。 138  -
S    O,011  0,129  -
【20   0,019 't,798  0,021

Ca0   0.051  8,328  0,029

1102  3.生 子0  0お 27 16,889

Xh0   0,082  0.097  0,070

Fo0  97,985 19.944 68,776

Zr02      -        …        …

V203   0,286  0.011  1.024

Cr208     0.192     -       0,308

Tota1 102,916 111,929 103.789

Photo.59 含鉄椀形滓 (NAK-18)鉱物相の特性X線像と定量分析値
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Elenent    l

Na20      -
MgO   O。 155
A1203    o,786
Si02     o,o13

P205      -
S        O.O01

K20       -
CaO        ―

Ti02      1.208

M五O      o,o13
Fe0    1oo.358

Zr02       -

V208     o.123
Cr208     oo o20

2

0.948

0.43生

9.676

4.488

1.105

0。 120

3.605

4.465

0,948

0。 160

51,144

0.040

0.001

0.022

Total   lo2.682   76.948

Photo.60 含鉄鉄滓 (NAK‐ 19)鉱物相の特性X線像と定量分析値
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Na

Element

Na20

MgO

A1203

Si02

P206

S

K20

Ca0

T:02

1h0

Fe0

Zr02

V203

Cr203

13

0.008

0,005

0,017

10,124

0.020

0.005

0.003

0。 179

98.106

0,138

14

0.013

0.001

0,009

0.010

0.088

0。 027

16

0。 079

0,768

0,018

0.065    0,028

0。 144     -

105.786   90.570

0。 108     …

0。 232    0.008

0.110    0,055

Tota1   108.660  106.498   91.521

Photo.61 含鉄鉄滓 (NAK‐20‐ 1)鉄中非金属介在物の特性X線像と定量分析値
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Element     8

Na20      o.o41
M80   0,300
A1203     8.223
Si02       o,o18

P205       o.oo7

S         O.007
【20        -
CaO        o.o12

T102      24.478

Mn0        0.401

Fe0       70.383

ZT02       o.olo

V203   1.852
Cr203      o.lol

9   10
-       0.003

0.039    0.044

0.214    0。 940

31.090    0.516

0。 224    0,007

0.014     -

1.539    0,040

0.423    2,118

0.807    0,生 12

68.733  101.554
-      0.010

0.028   0.161

Tota1    lo5,889  104.011  105,505

Element

Na20

MgO

A1203

S102

P20も

S

K20

Ca0

Ti02

Mn0

Fe0

Zr02

V203

Cr203

11

0,324

0.011

20.957

43.176

0.002

0.006

26.083

0.032

0,792

0.03生

24.326

0.073

0,042

0.010

12

1,117

0.032

13.062

37.331

1.029

0,377

4.305

12.579

0。 785

0。 388

32.121

0.024

Total    l15,865  103.630

Photo.62 含鉄鉄滓 (NAK‐ 20‐ 2)鉱物相の特性X線像と定量分析値
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Elenent    12

Na20     o.o46

M80   0,018
A1203    2.280
S102     o.144

P205     o,o14
S        C.006

K20      -
CaO        一

T102    5,658
Ma0     0.159
F90     95,629
Z■02     o.156
V208     o.207
Cr208    o.o69

13        14

-       1,198

0。 368     -

0,122   20,640

31.980   43,919

0.101    0.659

0,001    0,165
-      10。 961

1,805    8.178

0,174    0,416

0.682    0.146

71.579   20.089

0.041    0.074
-       0.0,0

0.004    0.010

Tota1   lo4。 980  106.307  105.869

Photo.63 椀形鍛冶滓 (NAK‐23)鉱物相の特性X線像と定量分析値

-199-



Element    15

Na20     o,o58
M80   6.588
A1208   2.358
Si02     o,o48

P205     -
S        ―
K20     o.o38
Ca0      0.203
Ti02    89,042
Mn0      0。 530

Fe0      4.068
Zr02     o,260
V203     24577

Cr208    oo o60

16

0.572

3.414

15.522

57.478

0.015

0.016

4.140

12,399

患.520

0.885

2.486

0。 356

0。 118

0.022

/

Total  lo6.015  102,887

Photo.64 含鉄椀形滓 (NAK‐2牛1)鉄中非金属介在物の特性X線像と定量分析値
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Elenettt    17

Na20     0.974
M80      0。 048

A1203   2生 す582

Si02    46.942
P205     0,861
S        O,048
K20      7.586
Ca0       9.920

T102    1.235
Lh0      0,180
Fe0     16.812
Zr02     o,180
V208      0.030

Cr203      -

18        19

-      0,017

2.023    0,157

0.483   12.267

82,495    0.187

0。 138    0.08生

0.201    9,080

0.961    0.094

0.996   24,101

0,773    0.288

66.162   66.088
-     0.058
-    0.233
0.040    0,046

Tota1   lo8.295  103.612  103.492

Photo.65 含鉄椀形滓 (NAK‐2牛2)鉱物相の特性X線像と定量分析値

-201-



Eと銅ent

Na20

M80

A1203

Si02

P205

S

K20

Ca0

T102

MhO

Fe0

Zr02

V208

Cr208

4

0.009

0.041

4.916

0,197

0.036

0.029

0.104

0.226

9.78生

0.198

87.045

0.059

0.384

5

0.694

0.019

19。 188

41,100

0,879

0.216

10.822

7.988

0。 891

0.227

25,264

0,115

0,016

0,010

6

0.626

0。 114

13.291

89,841

0.499

0,091

7.070

4.527

0.847

0.276

44.849

0,068

7

0.047

0.400

0.097

0.024

0.004

2.056

0,151

1001828

0.020

0。 138

TOtal   生03.020  生07.409  106.004  103.260

Photo.66 含鉄鉄洋 (NAK‐25-1)鉱物相の特性X線像と定量分析値
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SE

Element

Na20

M80

A1208

Si02

P205

S

K20

Ca0

T:02

Mn0

Fe0

Zr02

V203

Cr203

2         3

0,017    0.008

0,025    0,018

0,019   23.468

87.352    0.299

4,318

0。 555

84.707

2.496

0。 166

0,080

0.081

132.071

0.135

Total   129.650  156.050

Photo.67 含鉄鉄滓 (NAK-25‐ 2)鉄中非金属介在物の特性X線像と定量分析値
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Element  l
Na20      o。 720

Mg0   0。 655
A1208    9.992
Si02     81,105

P205     o.821
S         O.038

K20       5.688

Ca0       5。 521

Ti02     0.998
1h0       0。 229

Fe0     48Ⅲ 957

Zr02      o.114

V203      o。 186

Cr203     0.038

Total   lo5.012

Photo.68 粗鉄鯉(切鉄 ?)(NAK…26)鉄中非金属介在物の特性X線像と定量分析値
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Element    20

Na20     o,o26
MgO   O。 285
A1203   o。 991
Si02     o。 127

P205     oo o22

S       o.oll
K20       -
CaO       o,oo2

T102     1.263
MnO      o。 112

Fe0    1ol,064
Zr02      oo o69

V208     o.o9o
Cr208     o.oo8

21

0.572

0.685

11,154

35.063

0,703

0,062

6.826

5,424

0.274

0.173

46。 927

0,03生

0.O08

Total   lo4.070  106.887

Photo.69 粗鉄鎚 (切鉄 ?)(NAK‐27)捲込スラグの特性X線像と定量分析値
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